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Vorwort zur ersten Auflage. 

Das Elderhorst'sche Manual of qualitative Blowpipe 
Analysis, welches in fünfter Auflage von den Professoren 
Nason und Chandler in New-York herausgegeben ist, hat 
wegen seiner praktischen Anordnung des Stoffes so grossen 
Anklang gefunden, dass ich einer Aufforderung zur Bearbei
tung einer deutschen Ausgabe gern gefolgt bin. 

Mit Rücksicht auf die einschlägige deutsche Literatur 
blieb mir aber keine and_ere Wahl, als in vielen Punkten 
vom Original abzuweichen. Die zahlreichen Werke, welche 
wir über die Löthrohranalyse besitzen, behandeln nämlich 
den mincralogiHchen Thcil mit grosser Ausführlichkeit, wäh
rend der chemische in den meisten Fällen in den Hinter
grund gedrängt wird. Erst neuerdings ist in Folge eines 
viel empfundenen Bedürfnisses der chemische Charakter der 
Lötlu:ohranalyse wieder mehr zur Geltung gebracht. Und 
dies mit vollem Recht. Denn die Löthrohranalyse ist nichts 
Anderes alt! eine einfache, schnell zum Ziele führende Methode 
der qualitativen chemischen Analyse, welche bei ihrer An
wendung auf Mineralogie und Metallurgie in ihremWesennicht 
verändert wird. Deshalb hoffe ich, dass der vorliegende Leit
faden, wenngleich vom chemischen Standpunkt verfasst, dem 
Mineralogen und Hüttenmann nicht minder nUtzlieh sein 
wird, als dem Chemiker. 

Zu grossem Danke fühle ich mich gegen Herrn Profes-
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sor Dr. Richter in Freiberg i. S. verpflichtet flir die be
reitwillige Erlaubniss, die tabellarische Uebersicht des Ver
haltens der Metalloxyde etc. vor dem Löthrohr, welche in 
der von ihm bearbeiteten fünften Auflage von P 1 a t t n e r's 
"Probirkunst mit dem Löthrohr" enthalten ist, dem Buche 
einzuverleiben. 

_Denjenigen, welche sich dieses Werkchens zum Selbst
studium bedienen , werden die auf Seite XI angegebenen 
Uebungsbeispiele nicht unwillkommen sein. Auf diese Aus
wahl beziehen sich die in [] Parenthese gesetzten Zahlen, 
welche der Leser im Text nach der Beschreibung wichtiger 
Heactionen finden wird. 

Braunach weig, 1. September 1875. 

Der Verfasser. 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Die freundliche Aufnahme, welche dies Buch in Deutsch
land und durch Übersetzung ins Englische und Italienische 
auch im Ansland gefunden, hat mich bestimmen müssen, an 
dem Standpunkt festzuhalten, den ich bei der Bearbeitung 
der ersten Auflage eingenommen hatte. 

Bei der vorliegenden zweiten Ausgabe war mein Be
streben darauf gerichtet, bewährte neuere Forschungen ein
zuf'Ugen, vorhandene Lücken auszufüllen und durch mancherlei 
Details für den practischen Gebrauch das Selbststudium zu 
erleichtern. 

Unter den Zusätzen befindet sich eine kurze Übersicht 
der Geschichte des Löthrohres, ein systematischer Gang der 
I"öthrohranalyse, eine neue, ausführlichere Darstellung der 
Bunsen'schen Flammenreactionen und eine Beschreibung des 
Verhaltens der flüchtigen Metalle auf Aluminiumblech, welches 
Ross als Ersatz für Holzkohle Ciapfohlen hat. 

Braunschweig, Ende August 1881. 

Der Verfasser. 
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Geschichtliche Entwickelung der Löthrohranalyse. 

Das Löthrohr wurde zuerst um das Jahr 1660 gebraucht, wo man 
sich desselben in Italien in Form eines aus Krystallglaa gefertigten In
strumentes zum Glasblasen bediente. Schon bald darauf, 1679, zeigte 
Kunkel (1638-1703) dass ein Glasblasetisch sich auchzuchemischen 
Versuchen eigne, indem man damit Metallkalke auf Kohle reduciren 
könne. Als dann J, A. Cramer (1710-1777) das Löthrohr dadurch 
vervollkommnete, dass er es aus Kupfer fertigen und mit einer Kv.gel 
zum. Auffangen der Feuchtigkeit versehen lieaa, wurde der Gebrauch 
etwas weniger selten. Das Blasen mit dem Munde acheint aber doch 
vielen seiner Zeitgenoasen beschwerlich gewesen zu sein, denn in einem 
zweiten Werke hat Cramer einen künstlichen Blaseapparat beschrieben. 
C r a m er begnügte sich meist mit Schmelzversuchen, wandte indessen 
auch schon Borax an. 

Weit erfolgreicher waren indessen die Bemühungen, welche in 
Schweden gemacht wurden, um das Löthrohr im Dienste der Chemie 
zu verwenden. Die ältesten Versuche acheinen von Anton von S w ab 
(1703-1768) und A. F. Cronstedt (1702-1765) herzurühren, welche 
Mineralien und Erze damit untersucht haben. Cronatedt gründete auf 
das Verhalten zum Löthrohr ein Mineralsystem und wandte als Reagen
tien bereits Soda, Borax und Phosphorsalz an. Er selbst hat über 
seine Löthrohrversuche nichts veröffentlicht, seine Erfahrungen sind 
aber von G. von Engeström (1738-1813) aufgezeichnet und in einem 
Anhange zur englischen Ausgabe von Cronstedt'a Versuch der Minera
logie herausgegeben, die erste Anleitung zum Gebrauch des Löthrohres. 
Da indessen die Benutzung des damals gebräuchlichen, wenig vollkom
menen Instrumentes nicht leicht durch Lesen zu erlernen, sondem mehr 
von practischer Unterweisung abhängig war, so blieb das Löthrohr 
immer noch in wenigen Händen. In welchem Grade eine Übertragung 
der Kenntnisse und Fertigkeiten stattfand zeigt das Beispiel von Berg
mann, Gahn und Berzelius. 

Berg m an n (1735-1784) verbesserte das Löthrohr, lehrte den 
Unterschied kennen zwischen der oxydirenden und reducirenden Flamme 
und untersuchte, unterstützt von seinem Schüler Gahn, eine grosse Zahl 
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von Mineralien und anorganischen Verbindungen. Seine Erfahrungen legte 
er in der 1779 erschienenen Schrift Commentatio de tubo ferruminatorio 
nieder. 

Gahn (1745-1818) hegte eine solche Vorliebe für das Löthrohr, 
dass er es stets bei sich führte und Alles, was sich ihm zur Analyse 
darbot, damit analysirte. In Folge dessen eignete er sich eine fast un
glaubliche Fertigkeit im Gebrauch desselben an. So berichtet Berzelius, 
dass, längst ehe man den Kupfergehalt von Pflanzenaschen kannte, Gahn 
aus der Asche eines Viertelbogens Papier deutlich metallisches Kupfer 
abschied. Gahn gab dem Löthrohr die noch heute gebräuchliche Form 
(Fig. 1), führte den Platindraht als Unterlage, die Kobaltsolution als 
Reagens ein und entdeckte die Reduction der Metalloxyde mit Hilfe 
von Soda auf Kohle. Von seinen Arbeiten veröffentlichte Gahn nur 
wenig, theilte sie aber bereitwillig seinen Schülern und Freunden mit, 
von denen namentlich Berzelius seinen vertrauten Umgang genoss. 

Berzeli us (1779-1848) bereicherte und vervollkommnete wieder
um die Methoden und Hilfsmittel der Löthrohranalyse, dehnte sie aus 
auf das ganze Gebiet der anorganischen Chemie und der Mineralogie 
und stellte das, was er von Gahn erfahren sowie die zahlreichen Er
gebnisse seiner eigenen Arbeiten in seinem classischen Werke "die 
Anwendung des Löthrohrs in der Chemie und Mineralogie" (1820) zu
sammen. Durch dieses Werk ist das Löthrohr zum Gemeingut aller 
Chemiker und Mineralogen geworden. 

Nach Berzelius hat sich Plattner (1800-1858) grosse Verdienste 
erworben, durchAusbildungder vonHarkortzuerst erdachten und für 
Silber eingeführten quantitativen Löthrohranalyse sowie durch Ermitt
lung von Verfahren zur Auffindung von Körpern in zusammengesetzten 
Verbindungen. Seine "Probirkunst mit dem Löthrohr", in späteren 
Auflagen von Richter neu bearbeitet und ergänzt, darf ebenfalls als 
ein classisches Werk bezeichnet werden. Bunsen hat in seinen im 
Jahre 1866 veröffentlichten "Flammenreactionen" ganz neue Gesichts
punkte in die Analyse auf trocknem Wege eingeführt, indem er statt 
der Löthrohrfiamme durchweg die l!'lamme der von ihm erfundenen 
Leuohtgaslampe zur Anwendung brachte. Da hierbei die in vielen 
wichtigen Reactionen als Unterlage verwendete Kohle unbenutzbar wurde, 
so sah sich Bunsen genöthigt, eine ganz andere Technik zu schaffen. 

Die mannigfachen Bereicherungen, welche die Löthrohranalyse in 
den letzten Decennien erhalten hat, werden im Text des Buches zur 
Aufzeichnung gelangen. 



I. Capitel. 

Geräthschaften und Reageutien. 

1. Das zu wissenschaftlichen Zwecken benutzte Löthrohr 
hat die in der nebenstehenden :Figur abgebildete Form. E s 
be~teht aus drei gesonderten '!'heilen: dem konischen, mit 
einem Mundstück versehenen Windrohr Fig. 1. 

AB, dem Windkasten C, welcher die d 0 

beimBlasen mitgerissene Feuchtigkeit zurück- c 
hält, und dem Seitenrohr D; letzteres 
endigt in einer Platinspitze d. Sämmtliche n 
'l'heile passen luftdicht in einander, werden 
durch Friction zusammengehalten und lassen 
sich leicht auseinander nehmen. Die I~änge 
des Löthrohrs beträgt gewöhnlich 200 mm., 
muss sich aber nach der Beschaffenheit der 
Augen des Besitzers richten. Kurzsichtige 
bedürfen eines kürzeren, Weitsichtige eines 
längeren Löthrohrs. Die Platinspitze hat 
am besten eine Oeffnung von 0,4 mm., doch 
ist es gut f"lir Fälle, bei denen eine stärkere 
Löthrohrflamme nothwendig ist, eine zweite 
Spitze von 0,5 mm. zu besitzen. Ist die 
Oeffnung durch Russ verstopft, so wird sie durch Ausglühen 
über einer Wein geist- oder Gasflamme gereinigt. Von den 
}lundstücken sind die runden oder ovalen, welche, wie 

1 



2 Gerät hscbaften und Rcagenticn. 

diejenigen der Trompeten, gegen die Lippen gedrückt Wl'rth•.u, 
bei anhaltendem Arbeiten mn meisten zu empfehlen, doch i~t 
auch gegen den Gebrauch cler Hinglichen welche von den 
Lippen umschlossen werden, nichts einzuwenden. 

l3ei manchen V ersuchen ist es vortheillmft, sich eines 
Standlöthrohres zu beJienen, nm während des Arheitens 
hcidc Hände frei zu haben und die Körperhaltnn~ lwliehig-

iinclern zukönncn. In :Fig. 2 ist eine Standvorrichtung nhgt·
bildet, welche sich an 'I'heile eines gewöhnlichen Löthrohres 
anbringen lässt. 

Die :Messinghi.ilsc A, zur Aufnahme Jes Windkastens 
bestimmt, ist am Stativ G auf' und ab beweglich sowie im 
Kreise drehbar und kann mitteist der Klemmschraube E 
iiberall festgestellt werden. Sie besitzt einen Ausschnitt C, 
clessen Breite dem Durchmesser !lcs Keitenrohrcs D ent-
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:;pricht. DersellJ!~ dient dazu, den Windkasten mit dt~m 

eingefügten Seitenrohr so drehen zu können, dass letzterem 
jede Neig·ung gegeben werden kann. Einer von selbst ein
tretenden Drehung des vVindkastens wird durch einen an dt'r 
Hülse angebrachten klemmenden Spalt vorgebeugt. Das 
Einblasen der Luft geschieht an Stelle des gewöhnlichen 
"\Vindrohrs tinreit tlen mit Mundstück versehenen Kautschuk
schlauch F. 

Anfäng·ern ist das von Rabs construirte Standlöthrohr 
(Fig. :3) zu empfehlen, weil damit ein constanter Luftstrom 

~'ig. 3. 

leicht zu erzielen i:;t. Dasselbe besitzt ein elastisches ·Wind
reservoir in Form oines Ballons aus rothem Gummi, welcher 
zum Schutz gt\gen Funken und übermässige Spannung mit 
einer llJt,chkugel umgeben ist. Das Rückströmen der Luft 
in den zum }~inbhtsen dienenden Gummischlauch wird durch 
ein Kautschukventil verhindert. Das Löthrohr ist, wie aus dt~r 

Abbildung- ersichtlich, an einem Stativ mit Hilfe einer Klemm
schraube beliebig verstellbar, gestattet aber nicht, dem Aus
strömungsrohr eine geneigte Stellung zu geben. 

Von don L (it h roh r g e b I äsen, bei welchen der Luftstrom 
auf mechanisclu' ·w oise zugefUhrt wird, ist das Rohrbeck'sclw 

1* 



4 Geräthschaften und Reagentien. 

Kautschukgebläse (Fig. 4) das gebriiuchlichste. Es besteht aus 
einem Blasebalg A, der mit Hilfe der Hand oder des Fusses 
mit Luft gefüllt wird und der durch einen Kautschuck-

Fig. 4. 

schlauch mit dem Windreservoir Bverbunden ist; aus letzterem 
gelangt der Luftstrom in die Löthrohrspitze E, welche an 
einer Metallstange auf und nieder bewegt werden kann; durch 

Fig. 5. 

den Hahn 0 kann der Luftstrom regulirt werden, durch das 
Kugelgelenk D der Löthrohrspitze jede Stellung gegeben 
werden. 

Ein anderes bequemes Gebläse (Fig. 5) ist von Fleteber 
construirt; der Windstrom wird durch das Handgebläse A 
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hervorgebracht, durch den Hahn a regulirt und durch einen 
Kautschukschlauch zum Standlöthrohr Bfortgeleitet. Letzteres 
besteht aus einer Löthrohrspitze, welche sich auf einem StatiY 
befindet, das von drei mitte1st Kniegelenke verbundenen 
Messingstäben gebildet wird. Diese Einrichtung gestattet 
eine schnelle Veränderung der Höhe und Neigung des Aus
strömungsrohres. Dem Apparat wird eine zweite Löthrohr
spitze d beigegeben, deren Ende mehrfach gewunden ist; 
bei dem Gebrauche werden die Windungen von der Flamme er
wärmt, wodurch ein Heissluftgebläse, das eine viel heissere 
Flamme hervorbringt, gebildet wird. 

Im Laboratorien, wo eine Hochdruckwasserleitung vor-
handen ist, kann man vVasserstrahlgebläse, p· 6 lg. . 
wie sie von Knublauch, Bach, Müncke u. A. e a 
construirt sind, benutzen. Das Princip dieser 
Apparate lässt sich an dem aus Glas ge- cl 

fertigten Bach'schen Gebläse (Fig. 6) veran 
schaulichen. Das durch die Röhre ab eintretende 
·w asser reisst durch den Schenkel c Luft mit fort, 
welche sich in dem cylindrischen Behälter .A 
Yon dem Wasser wieller abscheillet und Lei d .~ 

zum Austritt kommt. Das vV asser wird· durch 
die Röhre e f g, deren Enden e und g auf 
gleicher Höhe stehen, abgeführt; in Folge dieser 
Einrichtung, kann es erst dann abfliessen, 

g 
wenn im Apparat ein Luftdruck erzeugt ist, 
welcher einer Wassersäule von .der Höhe e f 
das Gleichgewicht hält. 

Man kann auch die meisten der gebräuchlichen Filtrir
pnmpen in Gebläse verwandeln, wenn man sie mit W oulf'schen 
Flaschen verbindet, aus welchen Luft und Wasser nach 
ihrer Absonderung in entsprechenderWeise abgeftihrt werden. 

Ein selbstthätiges Geblilse ohne Wasserleitung kann man 
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(Fig. 7) leicht mit Hilfe von zwei gcriimnigen, ginich grossen 

Flaschen zusammenstellen, deren untere 'l'nbnlatur ein Kaut

~chukschlauch verbindet. Die eine <lieser Flaschen wir1l 

dwa 1,5 m höher gestellt als die mulen·, aus welcher 1liP 

durch rlas vVasser verdrängte Lnft. 111\Stritt, lllll ~n einem 

Fig. 7. 

Standlöthrohr geleitet zu werden. Wenn 1lie obere Flasche 

leer geworden, müssen die 1<-.laschen gewecl1sclt. wcr1len, 

was bei Gefiissen von 4 1 Inhalt und bei <~inm· Löthrohrspitw 

von 0,4 mm. Öffnung etwa alle zehn .Minnten erforderlich ist. -

Dnrch Schraubenqnetschhiilme kmm m:m sowohl den '\Vassor

zuflnss als auch den Lnftstrom beliehig rcgnlircn. 
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Ho bequem die mechanischen Gebläse auch sind, so 
Htehen sie doch in der Leichtigkeit der Handhabung dem 
gewöhnlichen Liithrohr nach und man sollte sie daher nur 
hei Arbeiten von längerer Dauer anwenden, bei welchen das 
Blasen mit dem Munde eine Ermüdung der Backenmuskeln 
hervorbringen wUrde. Überdies ist zu bedenken, dass Fig. 8. 
nur dm:jenigc von der Löthrohranalyse den richtigen 
~ntzen haben wird, der sich mit dem Gebrauch des 
:\'IundWthroln·es viil1ig vertraut gernacht hat. 

2. Als J.öthrohrf1amme benutzt man arn be
•tnemsten eine Bunscn'schc Gaslampe, in welche man 
t•.iuelWhre einsenkt, die oben zu einem 1-2mm. breiten 
1-\chlitz zusammengebogen und schriig abgeschnitten ist 
(Fig. 8). Die Röhre hat eine Länge von 100 mm. und 
versehEesst zugleich die Luftlöcher des Brenners. 

Bei der Prüfung von Substanzen auf einen 
1-\chwcfelgchalt darf indess eine Gasflamme nicht angewandt 

Fig. 9. 

werden, weil der Schwefelgehalt iles Steinkohlengases häufig 
gross genug ist, um zn falschen Resultaten V eranlastmng zu 
geben. 
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Für alle exacteren Untersuchungen ist die Yon Plattner 
verbesserte Berzelius'sche Löthrohrlampe (Fig. 9) am meisten 
zu empfehlen. Dieselbe besteht aus dem Oelbehiilter a, welcher 

Fig. 10. 
durch eine Klemmschraube b an dem 
Stativ c befestigt ist und auf und nieiler 
bewegt werden kann. An dem Oelbe· 
hälter sind oben zwei durch Schraubcu
kapseln verschliessbare Oeffnungen ange
bracht, von denen die eine, d, einen 
Brennermit flachem Docht enthält, wiihrend 
die andere zur Aufnahme des Oels dient. 
Als Brennmaterial benutzt man Olivenöl 
oder raffinirtes Rüböl. 

In neuester Zeit kommen Löthrohrlampen in Gebrauch, 
welche mit festen :Fetten, Paraffin oder Talg, gespeist werden 
und ihren Zweck gut erttillen; sie sind auf Reisen besonders 
bequem. Die Foster'sche Lampe (Fig. 10) wird von einem cylin
derischen Gefäss A gebildet, an welches der Dochthalter B 
gelöthet ist. Der Docht muss von grober Beschaffenheit sein 
und mehrfach zusammengelegt werden. Beim Gebrauch richtet 

I•'ig 11. man die :Flamme zunächst auf das Brenn-
material, um dieses zum Schmelzen zu 
bringen, worauf die :Flamme stundenlang 
fortbrennt. Nach der jedesmaligen Be
nutzung wird der Docht, ehe das Fett 

0 erstarrt, mit der Pincette etwas heraus
gezogen und für einen neuen V ersuch 
vorgerichtet. Der Deckel C, der zugleich 
als Untersatz dient, wird durch einen 
Bayonettverschlnss D (d) befestigt. 

Die Lampe von Fleteher (Fig. 11) besteht 11m; dem Paraffin
behälter Amiteingeschobenem DochthalterB und dem Deckel 
C, welcher mit Hilfe der Klemmschraube D befestigt wird. 
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Derselbe dient ebenfalls beim Gebrauch als Untersatz uhcl ist 
zu diesem Zweck durch eine Bleiplatte beschwert. 

Eine Spirituslampe mit flachem, nicht zu khinem Brenner 
kann auch zu Löthrohr- Untersuchungen be- Fig. 12. 

nutzt werden, wenn man dem 'V eingeist eine 
kohlenstoffreichere Verbindung zusetzt (1 'l'h. 
Terpentin oder 3Th. Benzol auf12 'l'h. Alko
hol). Eine solche Lampe giebt eine recht 
gute Hitze und braucht nicht so oft gereinigt 
zu werden wie eine mit Oel gespeiste. 

Bis zu Gahn's Zeiten wurden aus
schliesslich Kerzen als Löthrohrflammen verwandt, welche 
auch für die meisten V ersuche 
sich starker Kerzen, sogenannter 
den Docht nach der Seite um, 
nach welcher die Löthrohr
flilmmc gerichtet wird; das 
Herabfliessen des Stearins wird 
!lurch Umwicklung der Kerze 
mit Zinnfolie verhindert. 

Es sind auch Gaslöth
rohre construirt, welche 
gleicbeitig Lampe und Löth
rohr in sich vereinigen. Bei 
ihnen ist das Ausströmungs
rohr von einem Gehäuse um

ausreichen. 1\'lan bedient 
Wagenkerzen, und biegt 

Fig. 13. 

schlossen, in welches ein mit der Gasleitung communicirender 
Kautschukschlauch Leuchtgas einführt. Letzteres mischt sich 
mit der durch das Löthrohr eingeblasenen Luft und je nach 
dem geringeren oder grösseren Verhältniss von Luft zu Gas ent
steht eine reducirende oder oxydirende :Flamme. 

Fig. 12 stellt ein gewöhnliches, Fig. 13 ein Standlöthrohr 

mit dieser Vorrichtung Yor. 
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3, Als feuerfeste Unterlagen, beim Erhitzen von Sull
!ltanzen vor dem I~öthrohr , dienen hauptsächlich Kohle, 
Platin und Glas. 

Die Holzkohle nimmt unter ihnen, wegen ihrer Un
Hchmelzbarkeit, geringen Wärmeleitung und ihrer Reduc
tionskraft den ersten Platz ein. Kohle von leichten Hölzern, 
wie z. B. Fichten, ist die beste; sie muss gut ausge
brannt sein und darf weder rauchen noch Funken spriihen 

Man sägt sie in parallelepipedische Stiicke von 10 cm. 
Länge, 3 cm. Breite und 2 cm. Dicke und gebraucht nur 
clie Seiten, welche Jahresringe zeigen. 

Als Ersatz fii.r Holzkohle lässt sich die sogenannte 
plastisch-poröse Kohle, welche fabrikmässig dargestellt wirc1, 
benutzen. Man kann sie auch selbst anfertigen, indem man 
gepulverte Holzkohle mit Stärkekleister zu einer plastischen 
:i\Iasse mengt, diese in Stiicke presst, austrocknen lässt und, 
um clas Bindemittel zu zerstören, m einem geschlossenen 
'L'iegel schwach glüht. 

Der beste Ersatz fiir Holzkohle ist das von Ross*) ein
gef'Uhrte Aluminiumblech; ein StUck von etwa 10 cm. Länge, 
Ö cm Breite und 1 mm. Dicke wird an dem einen Ende in 
einen ·winke} von 800 so umgebogen dass ein 2 cm. breiter 
Hand entsteht Das Umbiegen gelingt leicht, wenn ma:1 das 
Blech zuvor erwärmt hat. Man feilt die scharfen Seiten und 
Ecken ab, reinigt die Platte mit Knochenkohle und polirt 
sie mitteist WaschJeder und Putzpul ver. Die I'robc wirc1 
tmtweder unmittelbar auf den Rand der Platte g-elegt oder 
sie erhält eine kleine Kohlenunterlage von etwa 15 qmm. 
Grösse und 2 mm. Dicke. Das Aluminiumblech wird nach 
dem Gebrauch mit 1N aschlecler untl feuchter KnochE'n-

") Uoss, Pyrology or fire chcmistry, London 1875 bei Spon 
Vergl. auch Hutchings, Chem. :News XX.."':VI. :WS. 217. 
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kohle gereinigt und kann lange Zeit hindurch gebraucht 
werden. 

Platin, welches besonders in Drahtform häufig ver
wendet wird, hat der Kohle gegenüber den Vorzug, Oxydations
versuchen nicht reducirend entgegenzuwirken und die Farben 
von Glasflüssen leichter erkennen zu lassen. 

l\Ian schneidet Platindraht von der Dicke eines Pferde
haares in Stücke von 8 cm. und biegt sie an den Enden zu 
Haken um, welche den Flussmitteln als Halt dienen. Kleinere 
Stücke Draht werden mit einem Ende in eine ausgezogene 
Wasröhre eingeschmolzen. U-formige Oehre, welche in den 
meisten Fällen gebraucht werden, bilden kugelige Perlen, 
während 0-formige ein plattes linsenformiges Glas hervor
bringen, das bei einer tiefen Färbung des Flussmittels eine 
bessere Erkennung der }'arbe gestattet. Um die Drähte 
immer rein zu haben, bewahrt man sie in einem mit Wasser 
gefiHlten Glase auf. 

P 1 a tinblech, dessen Gebrauch sehr beschränkt ist, 
wird in Stücken von 50 mm. Länge und 15 mm. Breite an
gewandt. Ein kleiner Platinlöffel ist sehr dienlich beim Zu
sammenschmelzen von Substanzen mit saurem schwefelsauren 
Kali oder Salpeter. Zum gleichen Zweck lässt sich auch 
eine Platinspirale von 2-3 mm. Breite, welche durch Um
wickelung einer Bleistiftspitze mit feinem Platindraht her
gestellt wird, benutzen. 

G 1 a s röhren und G 1 a s k ö 1 b ehe n werden sehr 
häufig verwandt und sind deshalb stets vorräthig zu halten. 

Zum Erhitzen von Körpern unter Luftzutritt (Rösten) 
dienen offene Röhren von 6 mm. Durchmesser und 100 mm. 
Länge, während Kölbchen oder an einem Ende zngeschmol
zene Glasröhren benutzt werden, um Substanzen für sich 
allein, ohne Luftzutritt zu erhitzen. 

4. Von anderen Geräthschaften sind die nothwendigsten: 
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Ein Achatmörser von 40-50 mm. Durchmesser. 
Eine Pincette mit Platinspitzen, welche durch Drnck 

geöffnet wird. 
Eine gewöhnliche Pincette von Stahl. 
Eine stählerne Kneifzange, um Yon Mineralien kleine 

Proben abzubrechen. 
Ein kleiner Hammer und Amboss; beide von gehiirtetem 

Stahl und gut polirt. 
Ein kleiner Magnet in Form eines vierkantig·en Stiibchens 
Eine Loupe. 
Ein Spatel von polirtem Eisen. 
Farbige Gläser von 12 cm. Länge und 5 cm .. Breite 

und zwar ein blaues durch Kobaltoxydnl, ein violettes dmch 
Manganoxyd, ein rothes durch Kupferoxydul und ein griines 
durch Eisenoxyd und Kupferoxyd gefärbtes Glas. Die im Handel 
vorkommenden Sorten, wie sie zur V erzienmg von l~enstem 
,·erwendet werden, haben gewöhnlich die richtigen NUancen. 

Ein Indigoprisma (Fig. 14) von fein geschliffenem Kry-

Fig. 14. stallglas. Das Prisma wird 

C~~~~~~~~~=~~;j~ gefüllt mit einer aus 1 Th. Indigo in 8 'l'h. rauchen-
der Schwefelsäure be-
stehenden Lösung, welche 

mit 1500-2000 'l'h. Wasser versetzt und filtrirt wird. 
Beim Gebrauch hält man das Prisma dicht vor das 

Auge und bewegt es in horizontaler Richtung, dergestalt, 
tlass das Licht der gefärbten Flamme nach und nach dickere 

Schichten des absorbirenden Mediums zu passiren hat. 
5, Die Re a g e n t i e n, welche bei Lötltrohr- Unter

suchungen zur Anwenuung kommen, müssen, wie bei allen 
ehemischen Analysen, so rein wie möglich sein. 

Borax. (Na2B4Ü7 -j-- 10 H20.) Der kiiufliche Borax 
wird umkrystallisirt, die Krystalle"" werden mit dcstillirtem 



Geräthschaften und Reagentien. 13 

vVasser gewaschen, getrocknet und gepulvert. Borax schmilzt 
beim Erhitzen unter Aufblähen zu einer glasartigen Masse 
und besitzt die Eigenschaft, Metalloxyde unter charakteristi
schen Farben aufzulösen. 

Phosphorsalz. (NH4NaHP04 + 4 H20.) Das
selbe muss ein, nach der Abkühlung, völlig klares Glas 
geben; ist das nicht der l!'all, so muss es durch Umkry
stallisiren gereinigt werden. Phosphorsalz findet dieselbe 
Anwendung wie Borax. Es geht beim Glühen in metaphos
phorsaures Natron über, das beim Schmelzen mit Metall
oxyden zum Theil schöner, zum Theil anders gefärbte 
GlasflUsse bildet als Borax. Die Anwendung dieses Reagens 
ist aber eine umständlichere, weil es beim Erhitzen stark 
aufbraust und dabei leicht vom Platindraht abtropft. 

Kohlensaures Natron (Na2C08) muss frei von 
Schwefelsäure sein, auf welche es nach § 162 zu prüfen ist. 
:Man kann sich sowohl des kohlensauren als des doppelt
kohlensauren Salzes bedienen. 

Soda findet als Reductions-, Auflösungs- und Aufschlies
sungsmittel eine ausgedehnte Anwendung. 

Neutra 1 es o x a 1 saures Kali und insbesondere 
C y an k a l i um wirken noch stärker reducirend als Soda 
und sind daher in l!'ällen, wo bei dem letzteren Reagens 
ein sehr kräftiges Feuer erforderlich ist, vorzuziehen. Da 
Cyankalium zu leicht schmilzt, bedient man sich eines Ge
misches von gleichen Theilen Soda und Cyankalium. 

Salpeter (KNOs) und chlorsauresKali(KClOs) 
werden zu oxydirenden Schmelzungen verwandt. 

Saures schwefelsaures Kali (HKS04). Das 
wasserfreie Salz ist, grob gepulvert, in einem gut verschl1ess
baren Glase aufzub~wahren. Es dient zur Austreibung flüchtiger 
Substanzen, welche am Geruch oder an der Farbe ihrer Dämpfe 
erkennbar sind; ausserdem zur Aufschliessung. 
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Unter~chwefligsnures Natron (Na21-l2 0a), YOtll 

Krystallwas~er grösstentheils befreit, dient znr U eberfiihrung· 
der Metalloxyde in Sulfide. 

}<' 1 u s s s p a t h (Cal<'b) frei von Borsiiure, auf welelw 
nach § 122 zu prüfen ist, wird zur Auffim1ung von Lithium 
nnd Borsiiure benutzt. Es ist rathsam, in einer Lesom1ereu 
Flasche ein Gemisch von 1 'l'h. feingepulvertem Flnssspnth 
mit 4 Th. saurem Schwefelsauren Kali aufzubewahren. 

Ver g 1 aste Borsäure (kiiuflich zn haben) kommt in 
kleinen Stücken zur Anwendung und dient zur Anffindnng· 
von geringen ~Iengen Kupfer in Blei. 

Kiese 1 erde (Si02) zur Prüfung auf Fluor sowie 
auf schwefel- und phosphorsaure Salze. 

Halpetersaure~ Kobaltoxydul (CoN"206 + (j 
H20) in Löslmg. 1 'l'h. des chemisch reinen 1-lalzes wird 
in 10 'l'h. Wasser gelöst. Da stets nur wenige 'l'ropfeu 
dieses Reagens angewendet werden, empfiehlt es sich, das
selbe in einer l<'lasche aufzubewahren, die ab Stlipsel eitw 
luftdicht schliessendc Pipette hat, welche oben ofl'en und mit 
Blas'e zugebunden ist. Durch Druck nud Aufheben des 
Fingers tritt die Flüssigkeit in die Pipette, aus welcher mau 
sie wieder durch Druck mit dem Finger tropfenweise heraus
lassen kann. Derartige Flaschen kommen im Handel vor. 

Dieses Heagens dient zur Erkennung einiger Erden uwl 
Metalloxyde, welche beim Glühen mit demselben charakteri
stische Färbungen annehmen. 

Kupferoxyd (CuO), durch Glühen von salpetersaurem 
Kupferoxyd in einem Porcellanschälchen leicht zn Lereittm, 
wird zur Entdeckung von Chlor, Brom und .Jod bmmtzt. 

C h 1 o r s i 1 b er (AgCl) im dickflüssigen Zustande zur 
besseren Hervorbringung von Flamrnenfärbungen. Beim Ge
brauch dieses Reagens ist statt Platindrahts Eisendraht zu 
nehmen. 
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M a g n e s i um d r a h t in Stücken von 5 nun. Länge 
wird bei der Probe auf l 1hosphorsäure gebraucht. 

Z i n n findet Anwendung, um in Glasflüssen den lüichsten 
Grad der Reduction hervorzubringen. Man schneidet Stanniol 
in schmale Streifen, rollt dieselben fest auf tmd berührt damit 
die heisse Perle, welche dadurch etwas geschmolzenes Zinn 
aufnimmt. Da Zinn sich mit Platin legirt, muss dies 
auf Kohle geschehen. Will man dies umgehen und die 
Perle am Platindraht belasl:len, so wendet man Zinnoxyd an. 

R e in e s B 1 e i ( P r o b i r b 1 e i) wird leicht erhalten, 
wenn man in eine Bleizuckerlösung einen Zinkstab stellt. 
Das metallisch ausgeschiedene Blei wird wiederholt ge
waschen und dann zwischen Fliesspapier getrocknet. 

Zink in Stangen oder Körnern, dient im Verein mit 
Salzsäure zur Erkennung einiger seltener Metalle, welche 
durch den naseirenden W asscrstoff aus ihren Lösungen reducirt 
und dadurch charakterisirt werden. 

Go 1 d k ö r n c h e n von 50-80 mgr. Schwere dieneu 
zur Probe auf Nickel und Kobalt. 

Si 1 b erb 1 e c h zur Nachweisung von Schwefelverbin
dungen; als Ersatz kann eine blanke Silbermünze dienen. 

R e a g e n s p a p i er e, in schmale Streifen geschnitten. 
B 1 a u e s und r o t h e s L a c k m u s p a p i e r zur Erkennung 
saurer oder basischer Reaction u11.d F e r n a m b u k p a p i e r 
zur Auffindung von l!'luorwasserstoff. 

S c h w e f e 1 s ii ur e '· H2 SO.t, im concentrirten Zustande, 
wird bei Prüfungen auf Flammenfärbung benutzt. 

S a 1 p e t er s ä ur e, HNOs, dient zur Scheidung von 
Silber und Gold. 

S a 1 z säure, ,HOl, findet Anwendung bei der Untersuchung 
flammenfärbender Stoffe, zur Nachweisung von Kohlensäure 
und, mit Zink zusammen, zur Erkennung einiger seltener Metalle. 



II. Capitel. 

Die Operationen der Löthrohranalyse. 

6. Die Löthrohranalyse beruht hauptsikhlieh auf den 

Heductions- und Oxydationserscheinungen, welche hervorge

Lracht werden, wenn man vermittelst eines Luftstroms ein

zelne Theile einer Flamme auf einen zu untersuchendeu 

Körper einwirken lässt. Diese Wirkung beruht auf der 

Structur der leuchtenden Flamme. Betrachtet man eine solche 

Fig. 15. Flamme, z. B. die einer Kerze (:Fig.15) so lassen 

sich daran drei Haupttheile unterscheiden: 

1) ein dunkler K ern a, welcher die gas

und dampff6rmigen Zersetzungsprodncte des 

durch den Docht aufgesogenen Leuchtmaterials 

enthält; 
2) eine starkleuchtende Zone bb', in welcher 

in Folge ungenügenden Luftzutritts, nur eine 

unvollkommene Verbrennung der brennbaren 

Gase stattfindet. Der Sauerstoff verbindet sich 

hauptsächlich mit dem leichter verbrennliehen 

Wasserstoff, während der Kohlenstoff im glühen

den Zustande ausgeschieden wird und das 

Leuchten der Flamme bewirkt; 

3) eine äussere, bläuliche Hülle cc', in welcher der Sauer

stoff der Luft stets im Ueberschuss vorhanden ist und die 

vollständige Verbrennung des ausgeschiedenen Kohlenstoffs 
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daher von Statten geht. In diesem Flammentheil herrscht 
die höchste Temperatur und ein hineingebrachter oxydirbarer 
Körper wird schnell oxydirt. 

Ausser diesen drei Zonen ist an der Flammenbasis noch 
ein schön hellblauer Rand bemerkbar. Obwohl hier Sauer
stoff genügend zutreten kann, findet doch, der zu niedrigen 
'femperatur wegen, keine vollkommene Verbrennung statt. 
Die Endproducte sind Wasserdampf und Kohlenoxydgas, 
welch' letzteres mit blauer Flamme brennt. 

Die Flamme einer Oellampe bietet die gleichen Er
scheinungen dar wie eine Kerzenflamme. Bei der Bunsen
schen Gaslampe dagegen , wo das Leuchtgas aus einem 
kleinen Brenner im Innern der Röhre emporsteigt und durch 
die am Fuss der letzteren angebrachten Oeffnungen Luft 
mit fortführt, brennt das Gas mit nichtleuchtender ]!'lamme. 
Sobald aber die Luftlöcher geschlossen werden, verwandelt 
sich die Flamme in eine leuchtende, die in ihrer Beschaffen
heit der Kerzenflamme entspricht. 

Für Löthrohruntersuchungen kommen nur die äussere, 
oxydirende Flamme cc' und die leuchtende, reducirende bb' 
in Betracht. Letztere wird auch innere Flamme genannt. 

Um eine Reduc
tionsflamme zu be
kommen, hat man das 
Löthrohr so zu halten, 
dass die Platinspitze 
sich am Rande der 
Flamme in einiger 
Entfernung über dem 
Löthrohr-Gasbrenner 

Fig. 16. 

oder dem schräg abgeschnittenen, faserfreien Docht befindet. 
Man lässt einen gelinden Luftstrom hindurchgehen, welcher 
die Flamme vor sich hertreibt, ohne sie vollständig zu durch-

2 
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dringen, so dass darin glühende Kohlenstofft.heilchen noch 
verbleiben. 

Auf diese Weise entsteht eine gelbe leuchtende Flamme 
(Fig 16) deren wirksamster '!'heil zwischen a und d, etwas 
näher nach a hin liegt. 

Zur Hervorbringung einer Oxydationsflamme hält man 
die Löthrohrspitze ein wenig weiter in die Flamme, etwa 
bis auf den dritten '!'heil der Breite, und bläst kräftig. Man 
erhält dann eine spitze, nicht leuchtende Flamme (Fig. 17) 

Fig. 17. 
mit einem inneren 
blauen Kegel, vor 
dessen Spitze der 
heisseste Punkt sich 

befindet. Zum 

stanzen der Wir
dieses 'l'heils 

l attse:·esetzt, zur Oxy· 
dation indess etwas weiter abgehalten, damit ausser einer 
hohen Temperatur ein ungehindeter Luftzutritt vorhanden sei. 

Befindet sich bei Oxydationsversuchen die Probe auf 
Kohle, so muss schwächer geblasen werden, weil sonst ein 
'!'heil der Kohle zu Kohlenoxydgas verbrennt, welches der 
Oxydation entgegenwirkt. 

Des Kohlenoxydgehaltes wegen übt auch der innere 
blaue. Kegel der Oxydationsflamme eine schwach reducirende 
Wirkung aus. 

Während eine Oxydationsflamme leicht zu erhalten ist, 
erfordert die Hervorbringung einer guten Reductiou schon 
einige U ebung. Es ist dazu nöthig, dass die Probe von 
dem wirksamen '!'heil der Flamme dauernd umhüllt und diu 
Reductionsflamme längere Zeit unverändert erhalten wird. 
Dabei ist darauf zu sehen, dass die Probe nicht zu weit 
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in die Flamme gehalten wird, weil sie sich sonst mit Russ 
überzieht, wodurch die Wirkung sehr beeinträchtigt wird. 
Da von der richtigen Beschaffenheit der oxydirenden und 
reducirenden ]!"'lammen der Erfolg der Li:lthrohrversuche 
wesentlich abhängt, so darf man es im Anfange an U ebung 
und Sorgfalt zur Erzielung wirksamer Flammen nicht fehlen 
lassen. Als Prüfstein fiir eine gute Reduction kann eine man
ganoxydhaltige Boraxperle dienen, welche in der Oxydations
flamme violett, bei starker Sättigung schwarz ist und durch eine 
gute Reductionsflamme fast vollständig ent!ärbt wird. Ebenso 
kann zur Erkennung einer reinen Oxydationsflamme eine 
Boraxperle benutzt werden, in welcher man Molybdänsäure 
gelöst hat. Eine solche Perle ist im Reductionsfeuer 
braun und undurchsichtig und kann nur durch eine gute 
Oxydationsflamme klar und gelb, nach dem Erkalten farblos·, 
werden. 

Das Blasen geschieht mit den Wangenmuskeln, ohne 
Mitwirkung der Athmungsorgane. Man holt durch die Nase 
Athem, füllt den Mund mit Luft, drückt diese mit Hilfe der 
Backenmuskeln durch das Löthrohr und verschliesst die 
Mundhi:lhle so lange mit dem Gaumen, bis der Mund von 
Neuern mit Luft gefüllt werden muss. Dies muss ohne Unter
brechung des Blasens geschehen und wird dadurch erreicht, 
dass beim nächsten Ausathmen wieder durch den Schlund 
Luft eingelassen wird. Nur auf diese Weise lässt sich ein 
constanter Luftstrom hervorbringen, ohne !ür die Gesundheit 
nachtheilige Folgen zu haben. 

Man erlangt diese l!"'ertigkeit bald, wenn man sich einige 
Zeit übt mit aufgeblasenen Wangen zu athmen, dann das 
Li:lthrohr in Gebrauch nimmt und während des Blasens deut
lich hörbar, weder schneller noch langsamer als gewi:lhnlich, 
Athem holt. 

Man hält das Löthrohr mit der rechten Hand so, dass 
2* 
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der eingebogene vierte und f"Unfte Finger unter, der Zeige
und Mittelfinger über dem Windrohr liegen, während der 
Daumen aufwärts gerichtet als zweiter unterer Stützpunkt 
dient. Die V orderarme stützt man durch Anlehnung gegen 
die Kante des Tisches. 

7. Bei der Untersuchung von Stoffen vor dem Löthrohr 
ist es erforderlich, eine bestimmte Reihenfolge .in den Ope
rationen einzuhalten. Als solche empfiehlt sich die folgende. 

Prüfung der Substanz: 
1) in der einseitig geschlossenen Glasröhre, 
2) in der offenen Glasröhre, 
3) auf Kohle, 
4) mit Borax und Phosphorsalz, 
5) in Bezug auf Flammenfarbung, 
6) mit Soda, Kobaltsolution, unterschwefligsaurem Na

tron, saurem Schwefelsauren Kali, Zink. und Salzsäure. 
Was die Grösse der Probe anlangt, so wird die eines 

Senfkornes im Allgemeinen als ausreichend befunden werden. 
Grössere Proben zeigen die Reactionen keineswegs deutlicher, 
erfordern nur mehr Arbeit. Bloss bei Reductionen zu Metall 
und beim Erhitzen in Glasröhren ist es vortheilhaft, eine 
etwas grössere Quantität zu nehmen, denn je grösser das 
gebildete Metallkügelchen oder Sublimat, desto leichter ist 
die Erkennung. Nie unterlasse man einen Theil der Sub
stanz für Bestätigungsversuche und unvorhergesehene Fälle 
zu reserviren. Auch gebrauche man die Vorsicht, die Lampe 
auf einen grossen Bogen weissen Papieres, dessen Kanten 
umgebogen sind, zu stellen, damit eine hinuntergefallene 
Probe leicht wiedergefunden werden kann. 

Prüfung in der einseitig geschlossenen Glasröhre. 
8. Die Probe wird in einer kleinen, an einem Ende 

zugeschmolzenen Röhre oder einem Glaskälbchen über einer 
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Gas- oder Spirituslampe erhitzt. Die Hitze muss anfangs 
gelinde sein, kann jedoch nach und nach zur Rothgluth ge
steigert werden. Durch diese Behandlung ergiebt sich, ob 
ilic Substanz ganz oder tl1eilweise flüchtig ist oder eine 
andere V erändenmg erleidet. 

I. D i e S u b s t a n z i s t g a n z o d e r t h e i 1 w e i s e 
flüchtig. 

Dabei sind folgende Erscheinungen zu beachten: 
9. 1) Wasserabgabe. Die Substanz gibt Wasser ab, 

welches dampfi'örmig entweicht und sich am kälteren Theil 
der Röhre zu Tropfen condensirt. Dieses deutet aufKrystall
wasser enthaltende Salze [No. 39]*) oder auf zersetzbare 
Hydrate oder auf Körper, welche zwischen den Krystallen 
Wasser mechanisch eingeschlossen haben [No. 33]. Letztere 
decrepitiren. Die condensirten Wassertropfen sind mit Reagens
papier zu prüfen; eine alkalischeReactionergibt die Anwesen
heit von Ammoniak, eine saure das Vorhandensein einer 
flüchtigen Säure, wie Schwefel-, Salpeter-, Chlorwasserstoff-, 
J<'luorwasserstoffsäure etc. 

10. 2) Ga s - o d er D a m p f e n t w i c k e 1 u n g. Am 
häufigsten kommen vor: 

a. Sauerstoff, leicht dadurch zu erkennen, dass ein in 
die Röhre gehaltener, glimmender Holzspan sich entzündet**). 
Sauerstoff lässt auf die Anwesenheit von Superoxyden, sal-

*) Diese Zahlen beziehen sich auf die in der Vorrede erwähnten 
U e bungs beispiele. 

**) Bei einer geringen Menge der Substanz tritt die Reaction nicht 
immer deutlich hervor. In dem Fall empfiehlt es sich, der Probe ein 
Körnchen Chlornatrium und einen Tropfen Schwefelsäure zuzusetzen. 
An Stelle de.s Sauerstoffs wird beim Erwärmen Chlor frei, das am Ge
ruch und an der bleichenden Wirkung auf feuchtes Lackmuspapier 
leicht erk,ennbar ist. 
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petersauren, chlorsauren, chromsauren oder jodsauren Salzen 
schliessen [No. 35]. 

b. Schwe:ft.ige Säure, kenntlich am Geruch und an der 
Wirkung auf blaues Lackmuspapier, rührt meistens von zer
setzten Schwefelsauren Salzen her [No. 39]. 

c. Schwefelwa.sserstofl', am Geruch erkennbar, bildet 
sich aus wasserhaltigen Sulfiden. 

d. Untersa.lpetersäure, kenntlich an den braunrothen 
Dämpfen und ihrem Geruch, deutet auf salpetersaure oder 
salpetrigsaure Verbindungen [No. 36]. 

e. Kohlensäure, farb-und geruchloses, nicht brennbares 
Gas, einen an einem Uhrglase haftenden Tropfen Kalkwasser 
trübend, rührt her von zersetzbaren kohlensauren oder auch 
von solchen oxalsauren Salzen, die ein reducirbares Metall 
oxyd enthalten. 

f. Kohleno:x:ydga.s, mit blauer Flamme brennbar, deutet 
auf oxalsaure oder ameisensaure Salze; bei letzteren tritt 
Verkohlung ein. 

g. Cya.n, von zersetzbaren Cyanverbindungen herrührend, 
wird an seinem eigenthümlichen Geruch erkannt und an der 
carmoisinrothen Flamme, mit der es brennt. 

h. Ammoniak, kenntlich an dem Geruch und der alka
lischen Reaction, lässt auf Ammoniaksalze [No. 27] oder 
organische stickstoffhaltige Verbindungen schliessen; in letz
terem Falle verkohlt die Masse gewöhnlich und es entweichen 
Cyan oder empyreumatische Oele. 

i. Fluorwa.sserstofl'säure, greift gerade über der Probe 
das Glas an, das dadurch matt wird. 

k. Chlor, Brom und Jod sind an der Farbe (grüngelb, 
braun, violett) und am Geruch zu erkennen. Jod, in nicht 
zu geringer Menge, verdichtet sich am kälteren Theil der 
Röhre zu einem grauschwarzen Sublimat. 

11. 3) Sublimatbild u n g. 
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a. Weis se Sublimate werden gebildet von: 
a. vielen Ammoniaksalzen. Man entfernt das Sublimat 

aus der Röhre, bringt es auf Platinblech, setzt Soda und 
einen Tropfen Wasser hinzu und erhitzt schwach. Alsdann 
entweicht Ammoniak [No. 34]. 

b. Quecksilberchloriden. Das Chlorür sublimirt ohne 
vorherige Schmelzung, wohingegen das Chlorid zuvor schmilzt. 
Das Sublimat ist heiss gelb, wird aber unter der Abkühlung 
weiss [No. 42 und 43]. Quecksilberoxyd gibt Kügelchen 
von metallischem Quecksilber. 

c. Antimono:x:yd. Es schmilzt zu einer gelben Flüssigkeit 
und bildet dann ein Sublimat, das aus glänzenden nadelf'6rmigen 
Krystallen besteht [No.- 12]. 

d. Arseniger Säure. Das Sublimat besteht aus octae
drischen Krystallen [No. 22]. 

e. Telluriger Säure. Sie zeigt ein ähnliches Verhalten 
wie Antimonoxyd, erfordert aber eine höhere Temperatur und 
liefert ein amorphes Sublimat. 

f. Osmiumsäure. Sie sublimirt in weissen Tropfen und 
hat einen stechenden, unangenehmen Geruch. 

ß. Graue oder schwarze Sublimate mit Metall
glanz, sogenannte Metallspiegel, werden gebildet von: 

a. metallischem Arsen und solchen Arsenverbindungen, 
welche mehr als 1 Aeq. Arsen auf 2 Aeq. Metall enthalten, 
sowie von einigen Schwefelarsenverbindungen [No. 73]. Bricht 
man die Röhre unterhalb des Spiegels ab und erwärmt den
selben gelinde, so kommt der eigenthümliche knoblauchartige 
Geruch zum Vorschein. 

b. Quecksilberamalgamen und einigen Quecksilber
salzen. Das Sublimat besteht aus kleinen Quecksilberkügel
chen, die sich mit einem Kupferdraht zu grösseren Kugeln 
vereinigen lassen [No. 44]. 

c. einigen Cadmiumlegirungen. 
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d. Tellur. Das Sublimat bildet sich erst bei sehr hoher 
'l'emperatur und besteht aus kleinen Kügelchen, die unter 
der Abkühlung fest werden. 

y. Farbige Sub l im a t e werden gebildet von: 
a. Schwefel und solchen Sulfiden, welche einengrossen 

Schwefelgehalt haben. Das Sublimat ist tiefgelb bis braun
roth in der Hitze, schwefelgelb nach der Abkühlung (No. 71]. 

b. Antimonsulfiden, allein oder in Verbindung mit an
deren Sulfiden. Das Sublimat entsteht erst bei sehr hoher 
'l'emperatur und setzt sich in geringer Entfernung von der 
Probe an; es ist heiss schwarz, kalt rothbraun (No. 70]. 

c. Arsensulfiden und einigenVerbindungenvon Schwefel
metallen mit Arsenitlen. Das Sublimat ist in der Hitze 
dunkel braunroth, kalt rothgelb bis roth (No, 7 6]. 

d. Zinnober. Das Sublimat ist schwarz, ohne Glanz und 
gibt beim Reiben ein rothes Pulver (No. 77]. 

e. Selen und einigen Selenverbindungen. Das Sublimat 
bildet sich erst bei hoher Temperatur, besitzt eine rötbliche 
oder schwarze Farbe und gibt ein dunkelrothes Pulver. 
Gleichzeitig tritt ein Geruch nach faulem Rettig auf (No. 83]. 

Aus dem Nichterscheinen der im Vorhergehenden be
handelten Reactionen ist noch nicht mit Sicherheit auf die 
Abwesenheit der betreffenden Körper zn schliessen; insbe
sondere können Schwefel, Arsen, Tellur und Antimon sich 
in Verbindungen befinden, welche durch Erhitzen in der ein
seitig geschlossenen Glasröhre gar nicht oder nur mit Un
sicherheit nachgewiesen werden können. 

II. Die Substanz yeriindert sich ohne Ver
fl ii c h t i g u n g. 

12. Viele Substanzen Yerändern bei der Behandlung in 
der an einem Ende zugeschmolzenen Röhre nur ihre iiusseren 
Eigenschaften, wo bei auf folgende }~rscheinungen zu achten ist: 
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1) F a r b e n w e c h s e 1 und zwar 
a. von weiss in gelb, kalt wieder weiss: Zinkoxyd [No.10]; 
b. von weiss in gelbbraun, kalt schmutzig hellgelb: Zinn

oxyd [No. 9]; 
c. von weiss in braunroth, kalt gelb: Bleioxyd (sclunelz

bar) [No. 68]; 
d. von weiss in orangegelb bis rothbraun, kalt blassgelb: 

Wismuthoxyd (schmelzbar) [No. 13]; 
e. von roth in schwarz , kalt roth : Quecksilberoxyd 

(flüchtig); 
f. von roth in schwarz, kalt roth: Eisenoxyd (nicht 

flüchtig) [No. 14]. 
2) S c h m e 1 z e n : Alkalisalze. 
3) Ver k o h 1 e n: organische Substanzen. 
4) P h o s p h o r es c e n z: Alkalische Erden, Erden, Zink

oxyd, Zinnoxyd und manche Mineralien. 
5) D e c r e p i tat i o n: Chloralkalien, Bleiglanz und viele 

Mineralien. 

Prüfung in der offenen Glasröhre. 

13. Ein Stückehen der Substanz oder, wenn der Körper 
beim Erhitzen im Glaskölbchen decrepitirte, eine gepulverte 
Probe wird etwa 12 mm. tief in die Röhre eingef"rlhrt, letz
tere zur Erzeugung von Luftzug etwas geneigt gehalten und 
an der Stelle, wo die Probe sich befindet, erhitzt. Es ent
weicht dadurch die in der Röhre enthaltene erwärmte Luft 
durch das obere Ende und frische Luft tritt von unten ein. 
Dadurch wird eine Röstung herbeigef"lihrt, und viele Sub
stanzen, welche beim Erhitzen in der einseitig geschlossenen 
Röhre unverändert blieben, geben Sublimate oder gasförmige 
Producte. Man hat darauf zu achten, dass die Hitze nur 
allmälig gesteigert wird, weil bei sofortiger Anwendung einer 
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hohen Temperatur die Substanz unoxydirt verflüchtigt werden 
könnte. 

Der Luftzug lässt sich durch grössere oder geringert> 
Neigung der Röhre vermehren oder Yermindern. 

Durch diese Prüfung erkennt man: 
14. Schwefel. Es bildet sich schweflige Säure, welche 

durch ihren stechenden Geruch und ihre Wirkung auf blaues 
Lackmuspapier kenntlich ist [No. 71]. 

15. Arsen. Es entsteht ein weisses , sehr flUchtiges 
Sublimat von arseniger Säure , das aus kleinen octae
drischen Krystallen besteht. Durch Erwärmen kann es 1n 
der Röhre von einem Platz zum anderen getrieben werden 
[No. 73]. 

16. Antimon. Es bilden sich weisse Dämpfe, die zum 
'l'heil entweichen, zum Theil am oberen Ende der Röhre 
sich Yerdichten. Des Sublimat ist ein weisses Pulver und 
kann, wenn aus reinem Antimonoxyd bestehend, durch Er
hitzen verflüchtigt werden. In den meisten Fällen geht aber 
uie Oxydation weiter; es entsteht eine Verbindung von An
timonsäure und Antimonoxyd und damit ein weisses nicht 
flUchtiges Pulver [No 1]. 

17. Wismuth. Wenn nicht in Verbindung mit Schwefel, 
umgibt es sich mit geschmolzenem braunen Oxyd, das bei 
der Abkiihlung blassgelb wird [No 2]. 

Quecksilber resp. Amalgame sublimiren zu metallischen 
Kügelchen [No. 44]. 

18. Tellur und Tellurmetalle. Sie werden zu telluriger 
Säure oxydirt, welche als weisser Rauch durch die Röhre 
zieht und am oberen 'l'heil ein weisses nicht flüchtiges 
Pulver ansetzt. Beim Erhitzen schmilzt dieses zu farb
losen Tropfen, wodurch es Yon Antimon unterschieden wird· 

19. Selen und Selenmetalle. Sie entwickeln den charakte
ristischen Geruch nach faulem Rettig und geben ein Sublimat 
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von Selen, das in der Nähe der Probe stahlgrau, weiter ent
fernt roth ist [No. 83]. 

Prüfung der Substanz auf Kohle oder Aluminiumblech. 

20. Man legt die Substanz in ein flaches Grübchen 
nahe demjenigen Rande der Kohle, den man der Löthrohr
ßamme nähern will, fasst die Kohle zwischen Daumen und 
Zeigefinger der linken Hand und hält sie ein wenig geneigt, 
damit ein etwa entstehender Beschlag der Länge nach sich 
absetzen kann. Die Substanz wird den in ihren Wirkungen 
verschiedenen Oxydations- und Reductionsflammen ausgesetzt
wobei auf Schmelzbarkeit, Verknistern, Aufblähen, Verpuffen, 
Geruch, Flammenfärbung und namentlich auf Beschlagbildung 
und Metallreduction zu achten ist. 

Beim Gebrauch von Aluminiumblech an Stelle von 
Kohle verf'ahrt man folgendermassen. Man legt die Probe auf 
den schmalen Rand, nahe der Biegung und richtet die Oxydations
flamme in etwas steiler Neigung so auf das Object, dass die 
Flammenspitze 1-2· cm. entfernt bleibt. Es ist dies uner
lässlich, weil sonst einige Beschläge reducirt werden, ehe 
sie genau beobachtet sind. Man bläst Anfangs gelinde, dann 
zunehmend stärker bis die Beschlagbildung aufhört. Zwischen
durch unterbricht man das Blasen von Zeit zu Zeit, um die 
gebildeten Beschläge zu beobachten. Ist diese Prüfung 
beendet, so reinigt man die Platte und wiederholt die V er
suche mit der Aenderung, dass man die Probe auf ein kleines 
Kohlenstückehen (s. S. 10) legt. Wenn kein Sublimat entsteht 
versucht man zuvörderst durch Einwirkung der Reductions
flamme (ohne Abstand) und dann durch Zusatz von etwas 
Soda zur Probe einen Beschlag zu erzielen. 

ln jedem Falle, wo ein Beschlag erhalten worden, unter
sucht man ihn erst mit der peroxydirenden und dann mit 
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der reducirenden Flamme. Erstere wird erhalten, wenn man 
eine gute Oxydationsflamme in einem Abstande von 3-4 cm. 
auf das Sublimat einwirken lässt; letzere indem mm1 
die Reductionsflamme der Platte so nahe bringt, dass di1· 
Spitze des blauen Kegels platt wird. Die Flamme muss sehr 
rein sein, weil ein gelber Streifen sogleich einen Russ
fleck hervorbringt, der für eine Reductionserscheinung ange
sehen werden könnte, obschon solche Flecke dm·an kenntlic!J 
sind, dass sie sofort in der Oxydationsflamnw verschwinden, 

Die Beschläge setzen sich auf der Aluminiumplatte in 
dickeren Schichten ab als auf Kohle, theils in Folge der Yer
ticalen, die Metalldämpfe besser auffangenden Fläche der 
Platte, theils in Folge des Umstandes, dass das Aluminium 
vermöge seiner guten Wärmeleitung an der EinwirkungsstellP 
der Flamme nicht so heiss wird, wie die schlechtleitende 
und daher leicht zum Glühen gebrachte Kohle. In Folge 
der grauen Farbe des Metalls sind auch braune oder schwarzP 
Beschläge sichtbar, welche häufig durch die Reductionsflamnw 
erzeugt werden und welche auf Kohle nicht zu erkennen sind. 
- Da die Platte beim Gebrauch sehr heiss wird, so muss 
man sie mit einer geeigneten Zange oder einer mit Flanell 
umwickelten Handhabe halten. 

21. 1) Schmelzbarkeit. VonnichtmctallischenKörpem 
schmelzen· leicht: die meisten Salze der Alkalien und einige 
der alkalischen Erden; ihr Rückstand reagirt nach starkem 
Glühen alkalisch. Einige von ihnen sind flüchtig und be
decken die Kohle mit Beschlag (vgl. § 39). Unsclnnelzbar, 
ohne Farbenänderung·, bleiben die Verbindungen der Erden 
und der alkalischen Erdmetalle, sowie die Kieselerde und 
viele ihrer Salze. Die Erden und alkalischen Erden leuchten 
beim Erhitzen mit weissem Licht und werden mit Kobalt
solution nach § 61 weiter untersucht. 

Unschmelzbar mit Farhenwechsel siJl(l: Zinkoxyd, Zinn-



Prüfung auf Kohle. 29 

oxytl, Titansäure, Niobsäure, Tantalsäure und 1N olframsäure 
welche sich sämmtlich vorübergebend gelb färben. 

Von regulinischen Metallen sind Antimon, Blei, Cadmium, 
Indium, Tellur, Thallium, Wismuth, Zink und Zinn leicht, 
Kupfer, Gold und Silber schwieriger zu schmelzen. Eisen, 
Iridium, Kobalt, 1\folybdän, Nickel, Platin, Osmium, Palladium, 
Rhodium und Wolfram unschmelzbar. 

2) Verknistern lässt auf mechanisch eingeschlossenes 
Wasser, ferner auf Kochsalz und andere Haloidsalze schliessen; 
auch decrepitiren viele Mineralien. 

3) Verpuffen deutet auf salpetersaure, chlorsaure, jod
saure und bromsaure Salze. 

4) Aufblähen auf Wasserabgabe sowie auf borsaure 
Salze und Alaun. 

5) Geruch. Von riechenden Gasen deutet: 
Geruch nach schwefliger Säure auf Schwefelmetalle, 

" 
" Knoblauch auf Arsen. 

" " 
faulem Rettig auf Selen. 

22. 6) l<'lammenfär bung. Dieselbe, ein werthvolles 
Mittel zur Nachweisung einer Anzahl von Elementen, wird 
besser auf Platindraht oder in der Platinpincette als auf 
Kohle vorgenommen (vergl. § 41). 

Die wichtigsten Flammenfärbungen sind: 
gelb: Natronsalze, 

1 Lithion, carminroth, 
roth: Strontian, scharlachroth, 

Kalk, gelbroth, 

( Kupferoxyd, smaragdgrün, 
Baryt, gelbgrün, 

~ün' l Borsäure, zeisiggrün, 
Phosphorsäure, blaugrün, 
Molybdänsäure, gelblichgrün. 
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S~len, kornblumenblau, 
Arsen, bläulich, 
Blei, fahlblau, 
Chlorkupfer, azurblau, dann grün. 

violett: Kali. 
23. 7) Metallreduction undBeschlagbildung. Viele 

Metalloxyde lassen sich bei der Behandlung auf Kohle zu 
Metallen reduciren, andere werden ausserdem tl1eilweise ver
flüchtigt, und wieder andere verdampfen so schnell, dass vom 
Metall gar nichts übrig bleibt. Diese Dämpfe setzen sich 
auf der Kohle als Beschlag ab und bilden dadurch ein für die 
Analyse höchst wichtiges ErkennungsmitteL Mit diesen Be
schlägen darf die Asche nicht verwechselt werden, welche an der 
Stelle entsteht, wo die Löthrohrflamme auf die Kohle einwirkt. 

Die meisten Metalloxyde lassen sich mit Hilfe der Re
ductionsflamme allein reduciren; einige dagegen auf diese 
Weise nur mit grosser Schwierigkeit oder gar nicht, Zur 
letzten Kategorie gehören die Oxyde des Kupfers, Kobalts, 
Nickels und Eisens. Setzt man einer solchen Substanz aber 
etwas Soda oder ein Gemisch ~~ Soda und Cyankalium 
oder auch etwas oxalsaures Kali zu, in der Weise, dass man 
die gepulverte Probe mit dem angefeuchteten Reagens zu 
einem Teige mengt und im Reductionsfeuer behandelt, so geht 
die Reduction schnell von Statten. Die Beschlagbildung wird 
durch die Anwendung dieser Reagentien nicht beeinträchtigt. 

Man erhält: 

A. Metallkörner ohne Beschlag. 

24. Gold, Silber und Kupfer geben glänzende, ductile 
l<'litter, Molybdän, Wolfram, Platin, Palladium, Iridium, Rho
dium, Eisen, Nickel und Kobalt ein graues unschmelzbares 
Pulver; die drei letzten sind magnetisch. 

Zur Abscheidung der reducirten Metalle bricht man die 
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mit der Soda durchdrungene Stelle der Kohle los, zerreibt 
die Masse im Achatmörser und schlämmt die Kohlentheilchen 
ab, wobei die ductilen Metalle als plattgedrückte, glänzende 
Blättchen, die spröden als metallisches Pulver zurückbleiben. 
Silber, Gold und Kupfer lassen sich durch ihre weisse, gelbe 
und rothe :Farbe unterscheiden; die übrigen Metalle müssen 
behufs ihrer Erkennung mit Borax und Phosphorsalz weiter 
untersucht werden. 

B. Metallkörner mit Beschlag. 

25. Antimon. Es schmilzt leicht und beschlägt die Kohle 
mit weissem Oxyd in geringer Entfernung von der Probe. 
Der Beschlag lässt sich mit der Oxydationsflamme von einer 
Stelle zur anderen treiben und verschwindet ganz, wenn die 
l{eductionsflamme darauf einwirkt. Letztere wird dabei matt
grün gefärbt. Schmilzt man metallisches Antimon und erhitzt 
es bis zur Rothgluth, so verbleibt es. einige Zeit, sich selbst 
überlassen, in brennendem Zustande und stösst dabei einen 
dicken, weissen !{auch aus, der sich zum Theil um das Metall
korn herum in weissen, perlglänzenden Krystallen ab~etzt.
Das Metallkorn ist weiss,oxydirbar und sehr spröde. [No. 1]. 

Auf Aluminiumblech ist der Beschlag in der Nähe der 
Probe gelb, weiter ab rein weiss und noch entfernter bläulich 
weiss. Die meisten Mineralien lassen Antimon auf der 
blossen Platte, ohne Kohlenunterlage, entweichen. Die per
oxydirende :Flamme färbt den gelben 'l'heil vorübergehend 
dunkler, wohingegen die reducirende alle Theile augen
blicklich schwärzt 

26. Wismuth. Es schmilzt in beiden :Flammen und gibt 
einen Beschlag, der heiss orangefarbig, kalt citronengelb ist 
Gewöhnlich ist der Beschlag von einem gelblichweissen, aus 
kohlensaurem Wismuthoxyd bestehenden Ring umgeben. Der 
Beschlag ist der Probe näher, als dies bei Antimon der :Fall ist; 
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er kann mit beiden Flammen fortgetrieben werden, ertl1eilt aber 
abweichend von Antimon und Blei der Reductionsflamme keine 
Färbung. -Das Metallkorn ist rötblich weiss, spröde uncl oxy
clirbar. [No. 2]. 

Auf der blossen Aluminiumplatte entsteht selbst bei 
langem Blasen kaum ein Anflug, bei Anwendung einer Kohlen
unterlage dagegen ein in der Nähe der Probe gelber Beschlag, 
der in orange und dann in braun übergeht und von einem hell
gelben Saum umgeben ist, auch auf dem Rande ist ein hell
gelbes Sublimat erkennbar. Die peroxydirende Flamme färbt 
die gelben und orangefarbigen Theile vorübergehend dunkler 
( vgl. Blei), während die reducirende alle Theile schwärzt. 

27. Blei. Leicht schmelzbar, beschlägt es in beiden 
Flammen die Kohle mit Oxyd, das in der Hitze citronen
gelb, kalt schwefelgelb erscheint und mit einem weissen Saum 
von kohlensaurem Bleioxyd umgeben ist. Der Beschlag be
findet sich ungefähr in derselben Entfernung von der Probe, 
wie der von Wismuth, und lässt sich mit beiderlei Flammen fort
treiben, wobei die Reductionsflammc einen himmelblauen 
Schein erhält. - Das Korn ist grau, geschmeidig und oxy
dirbar. [No. 3]. 

Auf Aluminiumblech wird wie bei Wismuth nur bei 
Benutzung eines Kohlenstückeheus ein Beschlag erhalten; 
derselbe hat 'e.inen bräunlichen Kern, welcher nach der Probe 
zu hellgelb, nach der entgegengesetzten Seite citronengelb 
abschattirt ist. Das ganze Sublimat ist von einem weissen 
Anflug umgeben, der auch auf den Rande zum Vorschein 
kommt. Die peroxydirende Flamme färbt den gelben und 
in geringerem Grade auch den weissen 'fheil dauernd braun, 
während bei Wismuth die Braunfärbung nur vorübergehend 
eintritt; in der Reductionsflamme werden alle '!'heile schwarz. 

28. Zinn. Es schmilzt mit grosser Leichtigkeit und ver
wandelt sich in der Oxydationsflamme in Oxyd, das fortge-
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blasen werden kann und dadurch als Beschlag erscheint. 
Dieser befindet sich stets in unmittelbarer Nähe der Probe, 
ist in der Hitze gelblich, kalt weiss, und in beiden Flammen 
nicht flüchtig. In der Reductionsflamme behält das ge
schmolzene Metall seinen Metallglanz. - Das Metallkorn ist 
weiss, geschmeidig und sehr oxydirbar [No. 4]. 

Auf der Aluminiumplatte entsteht nur bei langem Blasen 
ein schwacher Anflug von weisser Farbe. 

29. Silber. Wie bereits in § 24 erwähnt, wird Silberoxyd 
leicht zu glänzenden Kügelchen reducirt. Lässt man aber 
eine Oxydationsflamme anhaltend auf das Korn einwirken 
so entsteht ein dunkelrother Beschlag [No. 5]. Enthält 'die 
Probe ansser Silber noch Blei oder Antimon, so bildet sich 
vor dem rothen Beschlag erst ein gelber oder weisser; bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von Blei und Antimon ist der Be
schlag intensiv carmoisinroth. 

Auf Aluminiumblech bringt gediegenes Silber einen 
braunen Beschlag hervor, der von einem helleren Rand um
geben ist; weiter unten, in der Nähe des glühenden Kohlen
stückchens entsteht ein schmaler röthlich weisser Anflug. 
Die peroxydirende Flamme färbt alle Theile dunkler, wohin
gegen die reducirende einen weissen Fleck hervorbringt, der 
das Aussehen von Spratzsilber hat. - Das V erhalten des 
Silbers auf Aluminiumblech ist nicht sehr charakteristisch, 
um so weniger als die meisten Silbererze keine Reaction 
hervorbringen. Die schöne rothe l<'arbe, mit welcher Silber 
bei Gegenwart von Antimon und Blei die Kohle beschlägt, 
tritt auf der Aluminiumplatte hingegen sehr deutlich hervor. 

30. Gold. Auf Kohle lässt sich das schmelzende Gold 
nicht verflüchtigen, wohl aber auf Aluminiumblech mit Kohlen
unterlage, wo bei anhaltendem Blasen, am besten mit einem 
Gebläse, nahe bei der Kohle ein Goldanflug sich absetzt 
über den hinaus ein violetter Streifen, der mit kleinen, 

8 
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mechanisch mit fortgerissenen Goldtheilchen über~äet ist, 
sichtbar wird. Es ist darauf zu achten, da~s das glühend!' 
Goldkügelchen nicht auf das Aluminium rollt, weil es ~onst 

ein Loch in die Platte frisst, der einzige l'"all, wo rliesl' 
Schaden erleidet. 

31. Thallium. Es schmilzt leicht und be~chlägt die Kohle 
mit weissem Oxyd, das sich durch blosses Erwärmen fort
treiben lässt und beim Berühren mit der Flamme unter grünem 
Schein verschwindet. Die geschmolzene Metallkugel, welche 
ebenfalls die Flamme grün f'ärbt, bleibt, nachdem man mit 
Blasen aufgehört hat, noch längere Zeit flüssig und setzt 
zuweilen in nächster Nähe einen braunen Beschlag ab. 

Auf Aluminiumblech mit Kohlenunterlage entsteht zuerst 
ein starker weisser Beschlag, dem bei zunehmender Ritzt• 
ein brauner folgt. Alle Theile färben sich in der peroxydireude11 
}'lamme augenblicklich rothbraun; der }'arbenwechsel erfolgt 
schneller als bei Blei, wie auch der Farbenton ein anderer 
i~t. - Die reducirende Flamme färbt den ganzen Beschlag 
schwarz und lässt an den dicksten Stellen kleine schwarZl\ 
Metallkügelchen hervortreten, die mit Hilfe der Loupe deutlich 
zu sehen sind. 

32. Indium. E~ ~chmilzt mit Leichtigkeit und bildet 
in der Nähe der Probe einen Beschlag, der heiss dunkel
gelb, kalt gelblichweis~ ist und sich schwierig durch die 
Reductionsflamme forttreiben lässt. Letztere bekommt dabei 
eine schöne blauviolette Färbung. 

0. Beschlag ohne Metall. 
33. Arsen. Unter Entwickelung des charakteri~tischen 

Knoblauchgeruchs verflüchtigt es sich ohne vorher zu ~chmel
zen und bedeckt die Kohle mit einem weissen Beschlage, 
der ziemlich weit von der Probe entfernt ist und von beiden 
Flammen hervorgerufen wird. Der sehr flUchtige Beschlag 
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Yerschwinclet bei Einwirkung der Löthrohrflamme mit hell
blauem Schein [No. 6]. 

Auf der blossen Aluminiumplatte erhält man einen 
weissen Beschlag. und unter der Probe einen schwarzen 
Fleck; bei Benutzung des Kohlenstückchens, wenn viel Arsen 
vorhanden, auch ein grauschwarzes Sublimat, sowie auf dem 
Rande grosse schwarze Flecke. In der peroxydirencleu 
Flamme bleibt der ":"eisse 'fheil unverändert, aber er ver
flüchtigt sich in dem Masse wie die Platte heiss wird; die 
grauen uncl schwarzen '!'heile werden etwas weisser und ver
schwinden zum Theil, dunkle Flecke zurücklassend. Die 
redncirende Flamme verflüchtigt den Beschlag schnell und 

lässt den Arsengeruch deutlich hervortreten. 
34. Zink. Es ist leicht schmelzbar und verbrennt im 

Oxyclationsfeuer mit einer hellleuchtenden grünlichweissen 
Flamme. Dabei wird ein dicker weisser Rauch entwickelt, 
welcher sich nahe bei der Substanz als ein in der Hitze 
gelber, nach der Abkühlung weisser Beschlag absetzt; der
selbe leuchtet, wenn man die Oxydationsflamme auf ihn 
richtet, lässt sich aber nicht verflüchtigen [No. 7]. 

Auf der blossen Aluminiumplatte ist kaum ein Beschlag 
zn erhalten; wird hingegen etwas Zink auf dem Kohleu
stückehen erhitzt, so bildet sich in dem Moment, wo das 
Metall anfängt zu brennen ein schwarzer Anflug, dem sofort 
ein im lwissen Zustand gelber, nach dem Erkalten weisser 
Beschlag von Zinkoxyd folgt. Weder die peroxydirende 
noch die reducirende Flamme verändern denselben. - Zink
haltige Mineralien geben den schwarzen Beschlag nicht, ver
halten sich aber sonst wie oben angegeben. 

35. Cadmium. Es schmilzt leicht und verbrennt im 
Oxydationsfeuer mit dunkelgelber Flamme zu braunem Oxyd, 
das als Dampf entweicht und die Kohle im Umkreis der Probe 
beschlägt. Der charakteristische Beschlag ist kalt röthlich-

3* 
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braun, in diinnen Lagen orangegelb und wird leicht clm·ch 
beide Flammen ohne farbigen Schein vertrieben. U eher den 
Beschlag hinaus ist ein bunt angelaufener Saum zu bemerken. 
[No. 8]. 

Auf Aluminiumblech ensteht ein dunkelbrauner, fast 
schwarzer Beschlag, der weder durch die peroxydirende noch 
durch die reducirende Flamme verändert wird. Auf dem 
Kohlenstückehen setzt sich gewöhnlich etwas rötblich braunes 
Oxyd ab. 

86. Selen. Leicht schmelzbar und braune Dämpfe aus
stossend, setzt es in geringer Entfernung von der Probe 
einen stahlgrauen, mattglänzenden Beschlag ab. Dieser ver
schwindet im Reductionsfeuer mit schön blauem Schein und 
einem Geruch nach faulem Rettig [No. 83]. 

Auf der Aluminiumplatte mit oder ohne Kohlenunter
lage entsteht ein rother Beschlag nebst braunem und weissem 
Anflug. In der peroxydirenden Flamme wird der rothe und 
braune Theil weiss; in der reducirenden nimmt der ganze 
Beschlag sofort eine tiefe braune Farbe an. 

87. Tellur. Es schmilzt leicht und beschlägt die Kohle 
in beiden Flammen mit telluriger Säure. Der Beschlag be
findet sich in geringer Entfemung von der Probe, ist von 
weisser :E'arbe mit rother oder dunkelgelber Einfassung uncl 
verschwindet in der Reductionsflamme mit grünem Schein. 

Auf Aluminiumblech mit und ohne Kohlenunterlage bildet 
sich dicht bei der Probe ein starker Beschlag von schwarzer 
Farbe mit braunem Anflug. Wo das Sublimat am dicksten 
ist, entsteht alsbald, namentlich bei Anwendung der peroxy
direnden Flamme, eine weisse Schicht von telluriger Säure. 
Die Reductionsflamme färbt alle Theile schwarz und ver
treibt bei längerer Einwirkung den Beschlag ganz, wobei 
sie eine griine Färbung annimmt. 

88. Molybdän. Dies l\'Ietall, ein graues, unschmelzbares 



Prüfung auf Kohle. 37 

Pulver, oxydirt sich unter dem Einfluss der äusseren Flamme 
und gibt einen zum Theil krystallinischen Beschlag, der 
lwiss gelblich, kalt weiss ist. Bei flüchtigem Anblasen färbt 
1.'1' sich schön dunkelblau (molybdänsaures Molybdänoxyd), 
bei längerem Blasen dunkel kupferroth, dabei metallisch 
glänzend (Molybdänoxyd) [No. 79]. 

Auf der blossen Aluminiumplatte erhält man (am besten 
mit Molybdänglanz oder molybdänsaurem Ammoniak) einen 
hellgelben Beschlag mit weissem Anflug. Während das Sub
limat in der peroxydirenclen Flamme nur etwas tiefer gelb 
wird; färbt es sich in der reducirenden Flamme bei momen
tanem Contact schön blau. 

39. Ausser den im Vorstehenden genannten Stoffen 
liefern noch einige andere Substanzen weisse Beschläge, 
welche bis auf wenige Ausnahmen mit der Oxydationsflamme 
fortgetrieben werden können und zum Theil mit den vor
erwähnten Aehnlichkeit haben. Die wichtigsten Körper 
dieser Art sind: 

1) die Sulfide der Alkalien, des Bleies, Wismuths, An
timons, Zinks (Beschlag nicht flüchtig), Zinns (Beschlag nicht 
flüchtig) und die Chlor-, Brom- und Jodverbindungen des 
Ammoniums, Quecksilbers und Antimons; sie beschlagen die 
Kohle ohne vorher zu schmelzen oder in die Kohle zu ziehen; 

2) die Verbindungen der Alkalien mit Chlor, Brom, 
Jod und Schwefelsäure; sie schmelzen und ziehen in die 
Kohle, ehe sie verdampfen; 

3) die Chlor-, Brom- und Jodverbindungen des Bleies, 
Zinns, Wismuths, Zinks und Cadmiums, welche zwar schmelzen, 
aber nicht in die Kohle gehen, bevor sie letztere beschlagen. 

Prüfung mit Borax und Phosphorsalz. 
40. Die Prüfung mit Borax und Phosphorsalz dient 

hauptsächlich zur Erkennung der l\Ietalloxde, von denen 
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viele sich in diesen Glasflüssen mit charakteristischen :Farben 
lösen. Unoxyclirte Metalle und solche, welche an Schwefel, 
Arsen oder Antimon gebunden sind, verhalten sich wesent
lich verschieden von den reinen Oxyden; sie müssen des
halb durch eine auf Kohle oder in der offenen Glasröhre 
vorzunehmende Röstung in Oxyde verwandelt werden, ehe 
sie zur Untersuchung kommen. Bei der Röstung darf llie 
Temperatur im Anfang nicht zu hoch genommen werden, 
weil die Substanz sonst schmelzen und sich nur schwer 
oxydiren würde. 

Als Unterlage nimmt man bei dieser Prüfung gewöhn
lich Platindraht, weil auf demselben die :Farben der Gläser 
am leichtesten zu erkennen sind; nur solche Metalloxylle, 
welche leicht Metall ausscheiden und dadurch Platin an
greifen, werden auf Kohle untersucht. 

Um den Bora.x an den Platindraht zu befestigen, macht 
man das Oehr desselben feucht oder glühend, taucht es in 
das Boraxpulver und schmilzt das Anhaftende zu Glas. 
Dies wiederholt man so oft , bis sich in dem Oehr eine 
Perle von genügender Grösse gebildet hat. 

Beim Phosphorsalz geschieht die Herstellung der Perle 
auf gleiche Weise;_ sie ist aber etwas umständlicher, weil 
das Reagens, so lange es Ammoniak und Wasser abgibt, 
aufschäumt und leicht abtropft. Man muss· es deshalb stets 
nur in kleinen Quantitäten an den Draht bringen, wenn man 
·es nicht auf Kohle zu einer Kugel schmelzen will, welche 
dann an den Draht befestigt wird. 

Zur Aufnahme der Substanz wird die Perle, welche 
vollkommen farblos sein muss, angefeuchtet oder, so lang·e 
sie noch weich ist, mit der gepulverten Probe in Berührung 
gebracht. Man behandelt sie dann zunächst mit der Oxy
dationsflamme und beobachtet, ob die Substanz sich leicht 
oder schwer, ruhig oder unter Aufbrausen löst, ob sie klar~, 
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trU be ( emailartige) oder g e f ä r b t e Gläser liefert. Den 

häufig während der AbkUhlung eintretenden Veränderungen 

ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Sodann bringt man die Perle in die Reductionsflamme 

nnd vergleicht die Resultate mit den vorher gewonnenen. 

Durch EinfUhren von etwas Zinnoxyd oder von einem 

kleinen StUckehen Stanniol in die Perle (letzteres auf Kohle) 

lässt sich die Wirkung der Rerluctionsflamme wesentlich 

erhöhen. 
Um bei stark färbenden Stoffen die Farbe zu erkennen, 

kann man entweder die kugelförmige Perle, so lange Hie 

heiss ist, mit einer Pincette platt drUcken, oder sich eines 

ringförmigen Oehrs bedienen, das ein flaches, linsenförmiges 

Glas liefert. Auch kann man eine kugelförmige Perle, so 

lange sie flüssig ist, abstossen und in eine bereit stehende 

Porcellanschale fallen lassen, um sie dann zu zerkleinern 

und einen Theil von N euem zu lösen. Das Abstossen ge

schieht in der Weise, dass man mit dem Ballen der linken 

Hand fest auf den Tisch schlägt, wobei der Draht sich über 

dem Rande der Schale befinden muss. 
F l a t t e r n. In vielen Fällen gelingt es, durch ab

wechselnd kräftiges und schwaches Anblasen oder dadurch, 

dass man die Perle wiederholt aus der Flamm!) herausnimmt, 

besondere Effecte zu erzielen. Diese Art des Blasens hcisst 

Flattern. Klare Gläser werden dadurch häufig undurchsich

tig, milchweiss oder auch gefärbt. Es beruht dies darauf, 

dass die bei höherer 'I'emperatur aufgelösten Verbindungen 

~ich bei einer niedrigeren, zur Auflösung unzureichenden 

Hitze wieder ausscheiden; dies geschieht in eigenthUmlichen 

Krystallen, welche in den meisten Fällen genUgend ausge 

bildet sind, um unter dem Mikroskop erkannt zu werden, 

wenn man die Perle im heissen Zustande platt drUckt oder 

Kie in venliinnter Säure Hist, um die Krystalle z~1 isoliren. 
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44 Die Operationen der Löthrohranalyse. 

Das V erhalten der Metalloxyde zu Borax und Phosphor
salz ist in den umstehenden beiden Tabellen zusammengestellt. 
Dieselben sind nach den Farben der heissen, im Oxydation~
feuer geblasenen Perlen geordnet und ergeben für jedeK 
Metalloxyd in einer Reihe die im Oxydations- tmd Reduc
tionsfeuer entstehenden Reactionen. Es sei hierbei darauf 
hingewiesen, dass die Phosphorsalzgläser im Allgemeinen 
schöner, zum '!'heil aber auch anders gefärbt sind als dio 
Boraxgläser. 

Das Verhalten der Metalloxyde zu den Gasflüssen nach 
den Metallen in alphabetischer Reihenfolge geordnet, ist ans 
der zweiten und dritten Columne der Tabelle am Schlusse 
des Buches ersichtlich. 

Prüfung in Bezug auf Flammenfärbung. 
41. Viele Körper, namentlich die Alkalien und alka

lischen Erden sind leicht und sicher daran zu erkennen, 
dass sie eine nicht leuchtende Flamme in charakteristischer 
Weise färben. Die verschiedenen Salze eines flammenfärbenden 
Elements bringen, soweit sie flüchtig sind, die gleiche Reac
tion hervor, jedoch in einer dem Grade der l<~lüchtigkeit 

entsprechenden Intensität. Die Chlorverbindungen erzeugen 
die besten Färbungen; aus diesem Grunde pflegt man eine 
für sich untersuchte Substanz nach Befeuchten mit Salzsäuro 
oder Zusatz von Chlorsilber nochmals in die Flamme ein
zuführen. - Silikate schmilzt man mit kali- und natron
freiem Gyps, wobei sich kieselsaurer Kalk und flüchtige~ 

schwefelsaures Alkali bildet, welches die Färbungen der 
Flamme hervorbringt. 

Man bedient sich zu diesen V ersuchen entweder der 
blauen Löthrohrflamme oder, was viel bequemer ist, der 
nicht leuchtenden Flamme eines mit einem Schornstein ver
Jeheuen Bunsen'schen Gasbrenners. Oie Probe wird in der 



Prüfung in Bezug auf Flammenfärbung. 4i'> 

Platinpincette oder im Oehr des Platindrahts in die Flamme 
gebracht; eine Flüssigkeit an einem plattgeschlagenen Platin
öhr. Ein dunkler Hintergrund sowie ein Ort, wo weder 
directes Sonnenlicht noch grosse Tageshelle vorhanden, be
günstigen die Anstellung dieser Versuche. 

Sind mehrere flammenfarbende Elemente in einer Substanz 
enthalten, so entsteht entweder eine gemischte, unbestimmte 

Farbe oder es tritt der Fall ein, dass ein Stoff den anderen 
ganz verdeckt; bei Anwesenheit einer Natriumverbindung ist 
z. B. die von Kalisalzen hervorgebrachte violette Farbe voll
kommen unsichtbar. Um in solchem Falle die verschiedenen 
Bestandtheile aufzufinden, verfahrt man nach §§ 42 und 43. 

Die von den flammenfärbenden Elementen, in reinem 
Zustande, hervorgebrachten Reactionen sind, den Farben nach 
geordnet, die folgenden: 

Rothe Flammen: 
Lithium: carminroth. Natronsalze verhindern 

Strontium: scharlachroth* } 
Barytsalze 

Calcium: gelbroth* " 

Gelbe Flammen: 
Natrium: orangegelb. 

Grüne Flammen: 

die Reaction. 

" " 

Kupfer 0 X y d: smaragdgriin; nach Befeuchten mit Salzsäure 
blau. 

'l'hallium: grasgriin. 
Phosphorsäure: bläulich grün \ in den Salzen nach Be
Borsäure: zeisiggriin. f feuchten mit Schwefelsäure. 
Barytsalze: gelbgriin.* 
l\!Iolybdänsäure: schwach gelblich griin. 
Tellurige Säure: griin, dabei rauchend. 
Salpetersäure: broncegriin, schnell voriibergehend. 

* Besonders nach Befeuchten mit Salzsäure. 



46 Die Operationen der I .. öthrohranalyse. 

Blaue Flammen: 
Chlor k upfer: azurblau, später grii.n. 
Indium: indigblau. 
Selen: kornblumenblau, dabei entsteht der Geruch nach 

faulem Rettig. 
Arsen: bläulich. 
Antimon: mattgrün. 
Blei: blau. 

Violette Flammen: 
Kalium: violettroth. Natron- und Lithionsalze Yerhindern 

die Reaction. 

Cäsium } 
R b 'd' verhalten sich wie Kalium. 

U 1 lUm 

42. Um mehrere flammenfärbende Elemente neben 
einander aufzufinden, ist es das einfachste, sich des Spec
troskops zu bedienen. Betrachtet man eine gefärbte Flamme 
durch den Spectralapparat, so erblickt man auf dunklem 
Grunde helle, farbige Linien. Es beruht dies darauf, weil 
das jedem Element eigene Licht durch das Prisma des Spec
troskops in einzelne Strahlen zerlegt wird, welche sich als 
jene hellen Linien zu erkennen geben. Diese Linien sind 
in Farbe, Lage und Gruppirung für jedes Element verschieden 
und bilden die an Empfindlichkeit und Genauigkeit alle 
analytischen Methoden übertreffenden Spectralreactionen. 

Aus der nachstehenden Tabelle (Seite 48) sind die Spec 
trallinien der wichtigeren flammenfarbenden Elemente zu er
sehen. Die Zahlen bezeichnen die Theilstriche einer Scala, auf 
welche die verschiedenen Linien fallen, wenn man dieN atrium
linie auf 50 einstellt. Die gross gedruckten Zahlen repräsen
tiren die glänzenden, charakteristischen Linien, die klein ge
druckten Zahlen die schwächeren, welche erst bei höherer 
'l'emperatur entstehen und schnell wieder verschwinden. 

Die gradsichtigen TaAchenspectroskope, z. B. die von 
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Browning, welche sich für Löthrohruntersuchungen am bestm1 
eignen, enthalten zwar gewöhnlich keine Scala, doch wir!l 
man dessenungeachtet leicht aus der 'l'abelle eine Vorstellung 
über die relative Lage der Linien gewinnen. Will man z. B. 
das Spectrum des Strontiums vergleichen, so lehrt ein flüchtiger 
Blick auf die 'l'abelle, dass es eine grössere Zahl von Linien 
im rothen und orange und eine Linie im blauen Theil ent
hält, von. denen zwei rothe Linien, eine orange und eine 
blaue besonders charakteristis<;h sind. 

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, 
daHs eine auf wiederholte Beobachtungen gegründete Kennt
niss der Spectra allen Beschreibungen und Messungen weit 
Yorzuziehen ist. 

43. Auch ohne Spectroskop lasseu sich, nach den 
V ersuchen von M erz*), mehrere flammenfärbende Bestand
theile neben einander erkennen, wenn man farbige. Gläser 
(siehe § 4) anwendet und den verschiedenen l''lüchtigkeits
Yerhältnissen der Substanzen Rechnung trägt. 

Die Wirkung der farbigen Gläser, welche beim Gebraucl1 
dicht Yor die Augen gehalten werden, beruht darauf, dass 
sie nur für gewisse Strahlen passirbar sind, alle tibrigeu 
aber absorbiren. Das rothc Glas z. B. hält alle Strahlen 
mit Ausnahme der rothen fern, das blaue nur gewisse rothe 
und grüne sowie sämmtliche gelbe Strahlen. Bei einer von 
einem Gemenge von Natron- und Kalisalzen gefärbten Flamm<' 
absorbirt daher ein blaues Gas die gelbe Natriumfärbung 
und macht nur die violette Kaliflamme sichtbar. 

Um durch Verwerthung der ungleichen Flüchtigkeit die 
Reactionen der leichter und schwerer flüchtigen Bestandtheik 
eines Körpers nach einander beobachten zu können, bringt 

*) G. M erz: Flammenfärbungen, J ourn. f. prakt. Chemie, Bd. 80, 
p. 487. 
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Prüfung in Bezug auf Flammenfärbung. 

man die Substanz erst 1tn den Saum der Flamme, dann in 
den :Mantel und schliesslich in den heissesten Theil der
selben. :Man unterscheidet dem entsprechend drei Arten von 
Fl~tmmenreactionen*). 

1) Saumfarben, welche ausserh~tlb des Flammentheils 
an einem selbstständig angesetzten Saum auftreten und nur 
von den flüchtigsten Körpern hervorgerufen werden. Sie 
entstehen, wenn man das Platinöhr ausserhalb der Flamme 
und parallel mit deren Achse 1-2 mm vom unteren Flammen
theil entfernt hält. 

2) iVIantelfarben, welche in dem äusseren nicht leuch
tenden Flammentheil zum Vorschein kommen. Die Entfernung 
des senkrecht gehaltenen Platinöhres beträgt etwa 1 mm. 

3) Flammenfarben, welche sich aufdie grössere Hälfte 
der ganzen Flamme erstrecken; sie entstehen, wenn man das 
Oehr horizontal in den heissesten Theil des Mantels hält. 

Nach ihrer Ji-,liichtigkeit lassen sich alle flammenfärben
den Körper in drei Glassen theilen: in 1) gewisse Säuren, 
2) in Alkalien und 3) in alkalische Erden. Hierzu kommt 
von den Schwermetallen das Kupfer. 

Bringt man auf die oben beschriebene Weise die Sub
stanz in die Flamme, so erkennt man zuerst 

1. die Säuren. 

48. a. Salpeter- und salpetrige Säure geben eine 
broncegrüne, sehr weit abstehende Saumfarbe, in der Regel 
mit orangefarbenem Rand. Die Probe wird vorher an der 

*) DieFlamme einer Bunsen'schen Gaslampe (Fig.l7) istfür diese Ver
suche von grossem Vortheil, weil man des Blasens überhoben ist und die 
ganze Aufmerksamkeit aufdie Reactionen lenken kann, welche ohnehin in 
den meisten Fällen eine schnelle Beobachtung erfordern. Steht Leucht
gas nicht zu Gebote, so ist ein Standlöthrohr zu gebrauchen, weil 
bei diesen Versuchen beide Hände frei sein müssen. Mit der einen 
wird die Probe, mit der andern das farbige Glas gehalten. 

4 



50 Die Operationen der Löthrohranalyse. 

]<'lamme getrocknet und dann entweder in venliinnte Salz
säure oder in eine Lösung von saurem Schwefelsauren Kali 
getaucht, je nachdem auf salpetrige oder Salpetersäure g-e
prüft werden soll. Ammoniak- und Cyanverbindungen geben 
dieselbe Reaction, aber weniger stark. 

45. b. Phosphorsäure bringt nach Befeuchten mit 
Schwefelsäure eine graugelbgrüne Saumfarbe hervor. Nebe11 
Borsäure lässt sich die Phosphorsäure nur an der grünen 
Kernfarbe erkennen, welche entsteht, wenn man die Snbstamr. 
nach Befeuchten mit Kieselflusssäurelösung in einer Wasser
s toffflamme erhitzt. Hierbei lässt man das W asserstoffgaH 
aus einer Platinspitze (z. B. dem Seitenrohr des Löthrohrs) 
ausströmen [No. 27]. 

46. c. Borsäure gibt eine schiin grüne :M:antelfarbe, 
welche so intensiv ist, dass diese Säure selbst neben gros~:>l'JI 

Mengen Phosphorsäure aufzufinden ist. Borsaure Salze 
müssen durch Schwefelsäure zersetzt werden (vnrg-1. ancl1 
§ 4~) lNo. 26], 

47. d. Molybdänsäure gibt eine barytähnliche gelb
grüne }'lammenfarbe [No. 79]. 

48. e. Salzsäure oder mit Schwefelsäure befeuchtet!' 
Chlorverbindungen bringen eine sehr schwache grünlich<· 
Saumfarbe hervor; dieselbe ist "von kurzer Dauer und cut
geht leicht der Beobachtung. Sehr geringe Mengen Borsäure, 
die mit Chlorverbindungen zusammen vorkommen, kiinnen 
durch Hie verdeckt werden. 

2. Die Alkalien. 

49. a. Kali gibt eine graublaue Mautelfarbe nn<l einl' 
rosaviolette Flammenfarbe. Diese Farben en;cheinen durch 
das blaue Glas rothviolett*) (Erkennung neben Natron), 

*) Cartmell, Philos. Mag. 1858. p. 3:!8. 
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Yiolett durch das Yiolette und durch das grüne Glas blau
grün. Neben Lithicin wird Kali durch das grüne Glas, durch 
eine dicke Schicht des blauen Glases oder durch das Indig
prisma erkannt. Die Kaliflamme kann durch alle Schichten 
des letzteren wahrgenommen werden, während das Lithium
roth nur bis zu einer gewissen Grenze sichtbar ist. Be
zeichnet man diese Stelle nach Vorversuchen mit Chlorlithium 
mit einer schwarzen Marke, so erhält man die Schichten, 
welche nur noch Kalistrahlen durchlassen*). 

Die Probe [No. 30] wird mit Schwefelsäure befeuchtet, ge
trocknet und wiederholt auf kurze Zeit in die Flamme ge
bracht. Organische Substanzen, welche Kohle ausscheiden, 
müssen yor dem Versuch durch Glühen beseitigt werden, weil 
sie gleichfalls eine violette Färbung verursachen; auch die 
rothen und violetten Strahlen des glühenden Platindrahts dürfen 
nicht mit der Kaiireaction verwechselt werden; bei letzterer 
zieht sich die l<'ärbung stets von der Probe nach der Spitze 
der Flamme empor. 

50. b. Natron gibt eine orangegelbe .l<'lammenfarbe, 
welche durch das blaue Glas in grosser Menge blau er
scheint, in kleiner nicht sichtbar ist. Durch das grüne Glas 
betrachtet, besitzt die Flamme eine orangegelbe .Farbe, was 
fli.r das Natron in allen Verbindungen charakteristisch ist. 

Bringt man in dit1 Nähe einer Natronflamme einen Kry
stall von chromsaurem Kali oder ein mit Quecksilbmjodid 
bestrichenes Papier, so erscheint ersterer farblos und das 
Papier weiss mit einem Stich ins Fahlgelbe. 

Die Probe wird mit Schwefelsäure befeuchtet, getrocknet 
und in den heissesten Theil der Flamme gehalten [No. 33 und 58]. 

51. c. Lithion erzeugt eine carminrothe Flammenfarbe, 
die durch das blaue Glas violettroth, durch das violette car-

"') Bunsen. Ann. d. Chem. u. Pharm. 111. p. 267. 
4* 
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minroth erscheint, durch das grüne aber verschwindet. 
Neben Natron erkennt man das Lithium durch das blmw 
Glas. Zur Auffmdung neben Kali verfährt man nach Bunsen*) 
auf folgende ·weise: Man bringt die Probe in den Schmelz
raum und vergleicht mit Hilfe des Indigprismas die Flamme 
mit einer im gegenüberliegenden Schmelzraum erzeugten 
reinen Kaliflamme. Bei dünnen Schichten zeig-t sich die 
lithionhaltige Flamme rother als die reine Kaliflamme; bei 
dickeren Schichten werden die Flammen gleich roth, wenn 
das Verhältniss des Lithiums zum Kali sehr gering ist. 
Herrscht Lithion in der Probe vor, so nimmt die Intensität 
der roth gewordenen lithionhaltigen Flammen merklich ab, 
während die reine Kaliflamme dadurch fast gar nicht ge
schwächt wird. Auf diese Weise lassen sich noch einige 
'rausendstel Lithion in Kalisalzen entdecken. Natron, wenn 
es nicht in allzu grosser Menge vorhanden ist, ändert diese 
Vorgänge nur wenig [No. 59]. 

Eine Verwechslung von Kali und Lithion mit Strontian 
ist nicht zu befürchten, wenn man die Substanz auf die 
beim Kali angegebene Weise in die Flamme bringt, weil 
Strontian bei dieser niedrigen 'remperatur noch nicht zur 
V erflüchtigung gelangt. 

3. Die alkalischen Erden. 

Die Probe wird wiederholt mit Schwefelsäure befeuchtet, 
getrocknet und in den heissesten Punkt des Mantels gehalten. 
Nachdem alle Alkalien verdampft· sind, bemerkt man zuerst: 

52. a. Baryt, welcher eine gelbgrüne Flammenfarbe 
her.vorbringt, die durch das grüne Glas blaugrün erscheint. 
Ist das Grün verschwunden und eine rothe Flammenfarbe 
(Kalk ziegelroth, Strontian scharlachroth) zum Vorschein 

*) Bunsen, loc. cit. 
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gekommen, so befeuchtet man die Probe wiederholt mit Salz
säure und bringt sie noch nass in den heissesten Punkt der 
Flamme. Zeigt sich nun selbst beim Aufspritzen durch 
das grüne Glas keine blaugrüne Farbe mehr, so geht man 
zur Prüfung auf Kalk i.i.ber [No. 54]. 

58. b. Xa.lk gibt eine gelbrothe Flammenfarbe, welche 
beim Aufspritzen der Probe, d. i. wenn dieselbe die letzteu 
'!'heile Salzsäure verliert, durch das grüne Glas zeisiggrün 
erscheint. Strontian gibt hierbei ein verschwindend schwaches 
Gelb [No. 52]. 

54. c. Strontia.n ist kenntlich an der Purpur- bis Rosa
farbe, die man durch das blaue Gas wahrnimmt, wenn die 
mit Salzsäure befeuchtete Probe in der Flamme verspritzt 
[No. 53]; Kalk zeigt hierbei ein schwaches Grüngrau. 

4. Da,s Kupfer. 

55. Das Kupfer gibt als Chlorid eine himmelblaue, als 
salpetersaures Oxyd eine reingrüne Flammenfarbe. Durch die 
Combination beider Reactionen ist jede Verwechslung ausge
schlossen [No. 40 und 69]. 

56. Die übrigen flammenfärbenden Elemente, wie Arsen, 
Zinn, Blei, Quecksilber und Zink, zeigen besonders als Chlor
metalle mehr oder weniger intensiv bläuliche bis grünliche 
Mantelfarben, welche jedoch für die Analyse von geringem 
W erthe sind. Man kann in der Regel das Auftreten dieser 
Farben durch Befeuchten der Probe mit concentrirter Schwefel
säure verhindern. Am besten ist es indessen, die Beschlag 
gebenden Metalle auf Kohle. abzuscheiden, ehe man mitte1st 
Flammenfärbung auf Alkalien oder alkalische Erden prüft. 

57. Um in Silicaten die Alkalien nachzuweisen, genügt 
es, die Probe auf Platindraht mit etwas reinem Gyps aufzu
schliessen. Wird dagegen eine Prüfung auf alkalische Erden 
beabsichtigt, so ist eine Aufschliessung mit Soda erforderlich 
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Man schmilzt die Substanz mit dem Reagen~ im Platinlöffel, 
laugt die Schmelze mit Wasser aus und setzt etwa~ Salz
säure hinzu, wodurch der RUckstand unter Abscheidung von 
Kieselsäure gelöst wird. 

Prüfung mit Soda. 

58. Ausser der in § 23 beschriebenen Anwendung der 
Soda zur Beförderung der Reduction von Metalloxyden, 
dient sie noch zur Erkennung von Substanzen, welche 
sich gegen Natron wie eine Säure verhalten, sowie zur 
Nachweisung einiger Metalloxyde. 1\'Ian mengt die Substanz 
mit feuchter Soda an, bringt das Gemisch in das Oehr 
des Platindrahtes und erhitzt es in der Oxydationsflmnme. 
Folgende Säuren bilden unter Aufbrausen schmelzbare V er
bindungen: 

Kieselsäure schmilzt zu einem klaren farblosen Glase, 
das sich beim Erkalten nicht verändert. Auch Silicate geben 
eine klare Perle, wenn der Gehalt an nicht alkalischen 
Basen kein allzu grosser ist und Soda nicht in zu grosser 
Quantität zugesetzt wird [No. 51]. 

Wolframsäure löst sich zu einem klaren dunkelgelben 
Glase auf, das bei der Abkiihlung krystallinisch und undurch
sichtig hellgelb oder weiss wird [No. 20]. 

Molybdänsäure schmilzt zu einem klaren Glase, das heim 
Erkalten milchweiss wird [No. 16]. 

Titansäure gibt ein durchsichtiges, farbloses Glas, das 
beim Erkalten undurchsichtig wird [No. 61]. 

Vanadinsäure gibt eine klare gelbe Schmelze, die im 
kalten Zustande undurchsichtig und gelblich weiss ist. 

59. Man bedient sich ferner der Soda zur Auffindnng 
einiger Metalloxyde, welche sich mit sehr charakteristischen 
Farben darin lösen. 
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Manganoxyde geben ein in der Hitze durch~ichtiges 
grünes Glas, das unter der Abkühlung blaugrün und trübe 
wird. Diese Heaction gelingt noch besser, wenn man der 
Soda etwas Salpeter zusetzt; sie dient zur Nachwei:mng der 
geringsten Mengen von Mangan. 

Chromoxyd löst sich zu einem in der Hitze dunkelgelben 
Glase, das beim Erkalten gelb und undurchsichtig wird. 
Auch in diesem :Falle thut man gut ein Gemisch von So<la 
und Salpeter anzuwenden. 

Ausserdiesen beidencharakteristischenHeactionen kommnn 
noch die minder bemerkenswerthen von Kupfer-, Ko halt-, Blni
nnd vVismuthoxyd in Betracht, deren Verhalten aus der TabPlk 
am Schlusse des Buches ersichtlich ist. 

60. Von den in den §§ 58 und 59 beschriebenen He
actionen lassen sich nur wenige auch auf Kohle hervor
bringen. Nur Kieselsäure und Titansäure schmelzen zu Perleu 
nnd nur erstere gibt ein Glas, das auch beim Erkalten klar 
bleibt. - Die übrigen Substanzen werden entweder, indem 
sie ~ich mit der Soda in die Kohle ziehen, reducirt oder si<~ 

werden gar nicht angegriffen und bleiben unverändert anf 
der Kohlo zurück, während die Soda in die Kohle geht. 
Dahingegen hat man in dem Zusammenschmelzen mit Soda 
auf Kohle ein sicheres Erkennungsmittel für 

Schwefel, Selen und Tellurverbindungen, welche eilw 
Schmelze geben, welche auf befeuchtetem Silberblech schwarze 
oder braune Flecke nrzengt (:No. 71]. 

Prüfung mit Kobaltlösung. 

61. Substanzen, welche nach der Behandlung mit dPr 
Oxydationsflamme auf Kohle weiss oder fast wciss erscheiw·n 
( vergl. § 21 ), werden mit einer Lösung von salpetersaurt'llt 
Kobaltoxydnl befeuchtet und dann von Neuem geglüht. Ist 
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die Probe porös genug, um die :Flüssigkeit zu n bsorbiren, 

so befeuchtet man sie mit einem Tropfen der Lö~tmg mH1 

bringt sie in der Platinpincette in die }'lamme, anclernfallH 

pulverisirt man sie, bringt das Pulver in ein Kohlengriibchen, 

setzt einen 'l'ropfen vom Reagens hinzu und erhitzt. DiP 

:Farbe lässt sich erst nach dem Erkalten und nur bei 'l'ageR

licht mit Sicherheit bestimmen. 
Von den Erden geben Thon- und 'falkerde besonderR 

charakteristische Reactionen; eine blaue l<'arbe von grösserer 

oder geringerer Reinheit, aber ohne Glanz deutet auf 'l'hon

erde [No. 21], eine fieischrothe auf Magnesia [No. 55]. 

Diese Reactionen werden jedoch verhindert, wenn in rler 

erdigen Substanz gefärbte Metalloxyde enthalten sind, welchl· 

in der Regel eine graue oder schwarze Ma>~se lieferu. EH 

Uarf ferner nicht übersehen werden, UaSS auch bei kieHel

sauren, borsauren und phosphorsauren V erbinduugen beim 

Glühen mit Kobaltsolution eine blaue }'arbe entsteht; hci 

den Salzen der Alkalien ist die Masse schmelzbar, bei rlenen 

der Erden indessen nicht. 
Von den Schwermetallen nehmen besonders die Zink

und Zinnverbindungen eine charakteristische :Färbung 

an. Man erhitzt die Probe zunächst auf Kohle mit der 

Reductionsfiamme, versetzt den sich bildenden Beschlag 

mit der Lösung und glüht dann vorsichtig mit der Oxy

dationsfiamme. Man bekommt bei Zinkoxyd eine schöne gelh

griine, bei Zinnoxyd eine blaugriine Masse [No. 10 und 9]. 

Ausser den oben erwähnten Körpern gibt es noch einigP 

andere, welche beim Glühen mit Kobaltsolution eine Farben

änderung erleiden, ohne dass man indessen dieses Reagens 

zu ihrer Erkennung anzuwenden pflegt; ihre Reactionen 

sind in der folgenden Zusammenstellung mit l•nthalteu: 

Es färben sich: 
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blau: Thonerde; schön blau, im stärksten Feuer nu-

gri.i.n: 

schmelzbar. 
K i e s e 1 e r d e und S i 1 i c a t e ; schwach bläulich, 

Lei grossem Zusatz von Kobaltlösung schwarz. 
In starkem }~euer schmelzen di.i.nne Flitter 
zu röthlichblauem Glase. 

Phosphorsaure, b o r s.a tll" e und kiese 1-
s a ur e A 1 k a 1 i e n geben ein blanE:\R GlaH. 

Zinkoxyd· } 
'I,. .. ' gelblich grii.n. 

1ta11Saure; 
Z in n o x y d; blaugri.i.n. 
Anti m o n o x y d; schmutzig gri.i.n. 

fleischroth: M a g n e s i a; schwach fleischroth. 

violett: 

braun: 
grau: 

T an t a 1 s ä ur e ; heiss hellgrau; kalt fleischroth. 
Z i r'c o n erde; schmutzig violett. 
P h o s p h o r s a u r e und a r s e n s a ur e M a g -

n e s i a schmelzen und färben sich violettroth. 
Baryt; heiss braunroth; kalt farblos. 
B er y 11 erde; hellblaugrau. 
Ni o h s ii u r e; bräunlich grau. 
Kalk; grau. 
S t r o n t i an ; dunkelgrau bis schwarz. 

Prüfung mit unterschwefligsaurem Natron. 
62. Bei allen Metallen. welche auf nassem Wege durch 

Schwefelwasserstoff gefällt werden, kann man die Sulfidrea~
tionen auf trokenem 'V ege erhalten, wenn man die Substanz 
mit gepulvertem unterschwefligsauren Natron erhitzt. EH 
kann das in der Weise geschehen, dass man das Reagens 
einer Boraxperle, welche die Substanz gelöst enthält, zusetzt 
und diese dann mit der Reductionsflamme erhitzt. DieseH 
V erfahren hat indessen den U ebelstand, dass leicht flUchtige 
Substanzen, wie Arsen- und Qnecksilben·erbindungen keine 
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Reactionen geben und Jas~> Jie .Färbung, welche ller Perle 
durch die Heparbildung mitgetheilt wird, leicht zu lrrthümern 
Veranlassung gibt. Es ist deshalb besser, die zu unter
suchende, gepulverte Substanz mit dem Reagens in einer an 
einem Ende geschlossenen Glasröhre zu untersuchen. Nach 
Zersetzung cles unterschwefligsauren Natrons, welche an dem 

M etalloxyde 

imonoxyd Ant 
Ars 
Ble 
Chr 
Eis 
Gol 
Cad 
Ko 
Ku 
Ma 
Mo 
Nie 
Pla 
Qu 

enlge Säure 
ioxyd 
omoxyd 
enoxyd 
doxyd 
miumoxyd 
baltoxydul 
pferoxyd 
nganoxyd 
lybdänsäure 
keloxydul 
tinoxyd 
ecksilber-
xyd 0 

1Silb 
Th 
Ura 
Wi 
Zin 
Zin 

eroxyd 
alliumoxyd 
noxyd 
smuthoxyd 
koxyd 
noxyd 

I 

! 

I 

Verhalten 
Zl~ 

Na2SsOa 
roth 

I gelb 
schwarz 

grün 
schwarz 
schwarz 

gelb 
schwarz 
schwarz 
hellgrün 

braun 
schwarz 
schwarz i 

schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
weiss 

braun I 

Verhalten zu Borax auf Platindraht 
( '" der kaUen Perle). 

1111 Ozydatlonsjquer I Im R6ductiotoof61<6l' 

farblos 

I 
grau bis farblos 

I 0 0 
farblos 

I 
grau bis farblos 

grasgrün smaragdgrün 
gelb bouteillengrün 

Wird ohne sich aufzulösen reducirt 
farblos grau bis farblos 

blau blau 
blaugrün braun 

rothviolett farblos 
farblos braun 

rothbraun. grau bis farblos 
Wird ohne sich aufzulösen reducirt 

0 0 
farblos grau bis farblos 

" 
farblos 

gelb I bouteillengrün 
farblos grau bis farblos 

" I " 
" I farblos 

auftretenden Schwefelwasserstoffgeruch leicht zu erkennen ist, 
nehmen die Schmelzen die Snlfidfärlmngen in deutlichster 
'N eise an. In vielen Fällen wird die Reaction durch einen 
geringen Zusatz von Oxalsäure noch beschleunigt. 

Da das unterschwefligsaure Natron viel Krystallwasscr 
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onthält, muss entweder der grössere Theil desselben dem 
Reagens vor dem Gebrauch entzogen werden, oder man muss 
<lie Glasröhre, um das Springen derselben zu verhüten, horizontal 
halten, in welchem Falle es rathsam ist, das offene Bnde 
<lurch Baumwolle zu verschliessen. 

Die Sulfidreactionen der :Metalle sind aus der vorstehen
rlen Tabelle ersichtlich, in welcher denselben das entsprechende 
V erhalten zu Borax auf Platindraht gegenüber gestellt ist. 
Die beiden :Methoden ergänzen sich in hohem Grade. 

Prüfung mit Zink und Salzsäure nach vorheriger 
Aufschliessung. 

63. :Man mengt die fein geriebene Probe mit einem 
Gemisch von Soda und Salpeter, feuchtet die :Masse ein 
wenig an und trägt sie auf eine 2-3 mm. breite Platin
spirale. Nach kurzem Schmelzen klopft man den glühenden 
Inhalt der Spirale auf eine Porcellanschale ab und digerirt 
ihn mit etwas Wasser in einer Proberöhre. Darauf setztman 
Salzsäure oder Schwefelsäure hinzu und stellt einen Zinkstab 
in die Flüssigkeit. Durch die des oxydirende Wirkung des 
naseirenden W asscrstoffes färben sich: 

Molybdänsäure blau, dann grün, endlich schwarzbraun. 
Wolframsäure blau, dann kupferroth. 
Vanadinsäure blau, dann grün, endlich violett. 
Niobsäure blau, oft auch braun (aus stark sauren 

Lösungen). 
Chromsäure grün. 
Titansäure violett. 

Prüfung mit saurem Schwefelsauren Kali oder 
concentrirter Schwefelsäure. 

64. Zur Erkennung flüchtiger Säuren erwärmt man 
eine k-leine Quantität der Substanz mit saurem schwefelsauren 
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Kali oder mit concentrirter Schwefelsäure (in letzterem Fall 
aber nicht bis zum Sieden der Säure) und achtet auf folgende 
Erscheinungen: 

1) Entwickelung eines gefärbten Gases. 
a. Salpetrige Säure, von salpetersauren und salpetrig

sauren Salzen herrtihrend, wird an den rothen Dämpfen und 
am Geruch erkannt. Bei Salpetersauren Verbindungen wird 
die Reaction durch Zusatz von Kupferfeile befördert. 

b. Unterchlorsäure, gelbgrtines, dem Chlor ähnlich 
riechendes Gas, welches Lackmus bleicht. Die Unterchlorsäure 
bildet sich bei dieser Behandlung aus chlorsauren Salzen*). 

c. Jod aus Jodmetallen ist kenntlich am violetten Dampf, 
der ein mit Stärkekleister bestrichenes Papier bläut. Jodsaure 
Salze*) geben diese Reaction erst auf Zusatz von Eisenvitriol. 

d. Brom, rothbrauner Dampfvon unangenehmem Geruch, 
Stärkemehl gelb färbend, kann von Brommetallen und brom
sauren Salzen*) herrtihren. Die Farbe der Dämpfe ist am 
besten zu erkennen, wenn man von oben in die Röhre sieht. 

2) Entwickelung eines farblosen, riechenden 
Gases. 

65. a. Schwe:O.ige Säure, aus ihren Salzen und denen der 
Polythionsäuren entstehend, ist am Geruch leicht zuerkennen. 

c. Salzsäure, am Geruch und an den Nebeln erkennbar, 
die sie beim Annähern eines mit Ammoniak benetzten Glas
stabes bildet. 

c. Fluorwasserstoffsäu:~~e, aus Fhwm1etallen, ist ein 
stark rauchendes, ätzendes Gas, das Glas angreift. 

d. Schwefelwasserstoff, aus Schwefelmetallen, schwärzt 
ein mit. Bleizuckerlösung getränktes Papierstreifchen. 

e. Cyansäure, aus cyansauren Verbindungen, ist ein 

*) Die chlorsaurau, jodsauren und bromsauren Salze verpuffen 
beim Erhitzen auf Kohle. • 
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stechend riechendes Gas, das die Augen zu 'rhränen reizt 
und Kalkwasser trübt. 

f. Essigsäure, aus ihren Salzen, ist an ihrem stechenden 
Gen\ch und auch daran erkennbar, dass sie mit Schwefelsäure 
und Alkohol den angenehm riechenden Essigäther bildet. 

3) E n t w i c k e l u n g eines f a r b- und g er u c h
l o s e n G a s e s. 

66. a. Kohlensäure wird unter Aufbrausen aus ihren 
Salzen ausgetrieben; sie trübt Kalkwasser. 

b. Kohleno:x:ydgas, brennbar, kann herrühren von oxal
sauren, ameisensauren, cyan-, ferrocyan- und ferridcyanwasser
stoffsauren Salzen. 

c. Chromsäure entwickelt Sauerstoff, wobei die Flüssig
keit sich braun oder grün f"arbt. 

d. Organische Säuren, an der Abscheidung der Kohle 
kenntlich. 

Die Säuren, welche auf obige Weise nicht erkannt 
werden, im Uebrigen aber leicht nachgewiesen werden können, 
sind: Schwefelsäure, Phosphorsäure, Arsensäure, Borsäure, 
Kieselsäure, W olframsäure, Molybdänsäure und Titansäure. 
In Bezug auf die drei letztgenannten vergl. § 63. 



Anhang zum II. Capitel. 

Flam menreactionen. 

67. Nach B uns e n *) lassen sich fast alle Reactionen, 

welche man mitteist des Löthrohrs erhält, unmittelbar in der 

nicht leuchtenden Flamme des von ihm constrnirten Gas

Fig. 17. 

r 

• 

brenncrs hervorbringen. Dio zu diesen 

Versuchen dienende Lampe (Fig. 17) 
ist mit einer drehbaren Hülse zum V er

schliessen und Oeffnen der Zuglöcher 

und mit einem Schornstein von solchen 
Dimensionen versehen, dass die Flamme 
vollkommen ruhig brennt. Diese Flamme 

enthält den dunklen Kegel ab a, <len 
Flammenmantel adac nnrl die leuchtende 
Spitze b c besteht; letztere ist nicht sichtbar, 
wenn die Zuglöcher ganz offen sind, tritt 
aber hervor, wenn dieselben bis zn einem 
gewissen Gmde geschlossen werden. E~ 

lassen sich in der Flamnw sechs Reaction~
ränme unterscheiden: 

1) Die Flammenbasis bei 1, welchl' 

die niedrigste Temperatur besitzt und sich besonders dazu 

") Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 138, p. 25i. 
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eignet, aus einem Gemenge flammenfärbender Substanzen die 
leichter flüchtigen für sich allein zu verdampfen. 

2) Der Schmelzraum bei 2; er bietet die höchste Tem
peratur und man benutzt ihn deswegen zu Prüfungen auf 
Schmclzbarkeit, .Flüchtigkeit etc. 

3) Der nntereOxydationsraum bei 3, welcher sich besonders 
zur Oxydation der in Glasflüssen aufgelösten Oxyde eignet. 

4) Der obere Oxydationsraum bei 4. Derselbe wirkt 
bei völlig geiiffneten Zuglöchern äusserst kräftig. lVIan nimmt 
darin alle Höstungen und üxydationen vor, zu denen nicht 
eine allzu hohe Temperatur erforderlich ist. 

5) Der untere Heductionsraum bei 5, welcher zwar nicht 
mit voller Kraft reducirend wirkt, aber grade deswegen 
eigenthümliche Heactionen gibt; er ist besonders zu He
dnctionen auf Kohle und in Glasflüssen geeignet. 

6) Der obere Heductionsraum bei 6, der über dem dunklen 
Flammenkegel entsteht, wenn man den Luftzutritt durch all
mäliges Schliessen der ZugWeher verringert. Hat man die 
leuchtende Spitze zu gross gemacht, so setzt sie Huss ab, 
was niemals der Fall sein darf. Diesen 'l'heil benutzt man 
besonders zur Heduction von Metallen, die man in Gestalt 
von Beschlägen auffangen will. 

68. Um die Proben in die Flanune zu bringen, bedient 
man sich folgender Geriithschaften: 

I>latindraht, derselbe soll die Dicke eines Pferde
haares nicht überschreiten und bei Decimeterlänge nicht 
mehr als 0,034 Gr. wiegen, er dient zu V ersuchen in Bezug 
auf Schmelzbarkeit, Flüchtigkeit und }'lammenfärbung, sowie 
zu den Heactionen mit Borax, I>hosphorsalz und Soda. 

Asbests täbchen, von der Viertelsdicke eines gewöhn
lichen Schwefelhölzchens; sie dienen als Unterlage für Platin 
angreifende Körper und werden zur Aufnahme der Substanz 
angefeuchtet. 
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Kohlenstäbchen; zum Ersatz der gewöhnlichen Kohhl 
wird ein von seinem Kopf befreites Schwefelhölzchen bis zu drei 
Viertel seiner Länge mit einem in der ~iihe der Flanune 
;;um Schmelzen gebrachten Sodakrystall bestrichen und dann 
in der Lampenflamme langsam um seine .Axe gedreht. l\'Iau 
erhält dadurch ein Kohlenstäbchen, das durch seine Sodaglasm 
vor dem leichteren V erbrennen geschützt ist. 

Fig. 18. Glas röhren, von dünnem 
Glase, etwa 3 nun weit und 30 mm 
lang und an einem Ende zuge
schmolzen. 

Hat man Körper Hingere Zeit 
in einem Reactionsraum zu er
hitzen, so empfiehlt sich die Be
nutzung eines Bunsen'schen Stativs, 
Fig. 18, welches mit Haltern und 
Klammern zm Aufnahme von Glas
röhren mitangeschmolzenenPlatin
drähten oder hineingeschobenen 
Asbestfiitlen, sowie von Frohir
gläschen versehen ist; diese Vor
richtungen lassen sich auf und ab 
schieben und im Kreise drehen. 

69. Auser den in § 5 ge
nannten Reagentien, Soda, Borax, 
Phosphor, saures schwefels. Kali 

und Magnesiumdraht, kommen noch folgende bei den Bunseu
schen Flammenreactionen zur Anwendung : 

Zinnchlorürlösung, welche in einer Flasche mit gut 
schliessendem Stöpsel aufzubewahren ist; um die Umwandlung 
der Chlorürs in das Chlorid zu verhüten, wodmch das Reagens 
unbrauchbar werden würde, wirft man einige Stücke Zinn in 
die Flasche. Zinnchlorür wirkt stark reducirend und dient 
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zur Unterscheidung von Beschlägen, sowie zur Nachweisung 
von Gold, Molybdän, Wolfram etc. 

Natronlauge, wird ebenfalls zur Charakterisirung von 
Beschlägen verwendet, sowie ferner zur Erkennung von 
Kobalt, Nickel, Zinn etc. 

Sal p etersa ur es Sil beroxyd, in ganz neutraler Lösung 
zur Unterscheidung von Beschlägen und zur Auffindung von 
Chrom und Vanadin. 

Rauchende Jodwasserstoffsäure welche neben phos
phoriger Säure entsteht, wenn feuchte Luft auf Phosphortrijodid 
einwirkt. Um letzteres zu bereiten, löst man einen Theil 
Phosphor in Schwefelkohlenstoff und setzt dazu allmälig 
12,3 Theile Jod. Die Lösung wird durch gelindes Erwärmen 
vom Schwefelkohlenstoff grösstentheils befreit und dann in 
eine Kältemischung gestellt, worauf sich rothe Krystallblätter, 
welche bei 550 schmelzen, abscheiden. Man bringt sie in 
ein weithalsiges, flaches, mit einem Glasstöpsel gut verschliess
bares Glas, auf welches beim Gebrauch das Porcellanschäl
chen mit dem daran haftenden Beschlage gestellt wird, um 
den letzteren in einen Jodidbeschlag zu verwandeln. Hat das 
Reagens zu rauchen aufgehört, so kann man es durch Zusatz 
von wasserfreier Phosphorsäure wieder wirksam machen. 

DerJodidbeschlag kann auch hervorgebracht werden, wenn 
man unterhalb des Beschlages ein brennendes, mit einer concen
trirten Lösung von Jod in Alkohol getränktes Asbestbündel hin 
und her bewegt. Wird dabei an der Schale etwas wässerige, von 
.Tod gebräunte Jodwasserstoffsäure mit condensirt, so kann 
sie leicht durch vorsichtiges Erwärmen entfernt werden. 

Ammoniak und Schwefelammonium, finden bei 
manchen Proben namentlich bei der Unterscheidung von 
Beschlägen Anwendung. 

Brom, in einer weithalsigen, gut verschliessbaren Flasche 
aufbewahrt, wird gebraucht indem man die Substanz dem Dampf 

5 
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aussetzt. Bromdampf wirkt bei Anwesenheit von Wasser 
oxydirend. 

Fcrrocyankalium, in Lösung, dient zur Erkennung 
von Eisen, Kupfer und Molybdän. 

Essigsaures Blcioxyd, zur Nachweisung von Chrom. 
Salpetersaures Wismuthoxyd, als Reagens aufZinn. 
Essigsäure wird benutzt bei den Untersuchungen auf 

Chrom, Vanadin, Mangan und Uran. 
Cyanquecksilberlösung findet zur Nachweisung voll 

Palladium eine seltene Verwendung. 
Salzsäure, Salpetersäure und eine Mischung von 

beiden (Königswasser) werden vielfach angewandt. 
Zur Prüfung verwendet man nur sehr kleine Mengen 

von der Substanz. Decrepitirende Stoffe werden zum feinsten 
Pulver zerrieben und auf ein befeuchtetes Filtrirpapierstreit~ 

chen von etwa 1 Quadratcentimetor Grösse angesogen. Ver
brennt man dieses Streifchen vorsichtig zwischen zwei Ringeil 
haarfeinen Platindrahtes, so bleibt die Probe als zusammen
hängende Kruste zurück, die sich ohne Schwierigkeit in der 
Flamme behandeln lässt. 

.Methoden der Prüfung. 
A. Verhalten beim Erhitzen. 

70. Beim Erhitzen der Proben kommen folgende Er
scheinungen in Betracht: 

1) ob die Substanz leuchtet, wenn sie in die heisseste 
Stelle des Schmelzraumes gebracht wird. 

2) ob sie schmilzt, und zwar ob bei höherer oder 
niederer Temperatur. Hierbei ist zu beachten, ob die Probe 
am Volumen schwindet, sich aufbläht, Blasen wirft, ob sie ihre 
Farbe ändert oder nach dem Erkalten durchsichtig ist. 

3) ob sie s i c h v e r flUcht i g t, tlabci Geruch ent
wickelt und 



Bunsen' s }'lammenreactionen. 67 

4) ob sie die Flamme färbt. Flammenfarbende Stoffe 
welche in den oberen Reductionsraum gebrac4t werden, 
las3en die Färbungen in dem oberen Oxydationsraum her
vortreten. Gemenge flammenfärbender Körper werden zuerst 
in dem kältesten Theil der Flammenbasis geprüft, wo die 
leicht flüchtigen Bestandtheile vor den übrigen zum Vor
schein kommen. 

B. Oxydation und Reduction. 

71. 1) Glas fl ü s s e. Die Oxydation und Reduction in 
Glasflüssen geschieht in der Weise, dass man die an Platin
draht befestigten Perlen behufs Oxydation in den unteren 
Oxydationsraum, behufs Reduction in den unteren Reductions
raum bringt. 

2) Reductionim Glasröhrchen. Man erhitztdievöllig 
trockene Probe mit Soda und Kohle (Terpentinölruss) oder 
mit Natrium oder Magnesium in einem einseitig geschlossenen, 
3 mm weiten und 3 cm langen, dünnwandigen Glasröhrchen. 
Das Natrium wird mit }'liesspapier vom Steinöl befreit und 
zwischen den Fingern zu einem kleinen Cylinder ausgerollt, 
den man im Röhrchen mit der Probe umgibt. Magnesium 
wird in Gestalt kleiner Stücke Drahtes verwandt. Das Röhr
chen wird bis zum Schmelzen des Glases erhitzt, wobei ge
wöhnlich eine Feuererscheinung im Innern desselben sicht
bar wird. Nach dem Erkalten zerdrückt man es, um die 
erhaltenen Reductionsproducte weiter zu prüfen. 

3) Reduction am Kohlenstäbchen. An die Spitze des 
Stäbchens bringt man die mit einem 'l'ropfen von schmelzendem 
Sodakrystall zu einer breiigen Masse gemischte Probe von 
der Grösse eines Hirsekorns, führt dieselbe zunächst zum 
Schmelzen in die untere Oxydationsflamme und dann in den 
gegenüberliegenden heissesten '!'heil des unteren Reductions
raumes. Nach eirrgetretener Reduction, welche sich durch 

5* 
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heftiges Aufwallen der Soda zu erkennen gibt, lässt man die 
Probe in dem dunklen Kern der Flamme erkalten. Dann 
kneift man das Ende des Kohlenstäbchens ab, zerreibt es, 
mit einigen Tropfen Wasser versetzt, im Achatmörser, und 
prüft nach Abschlämmen der Kohle die Reductionsproducte 
auf gewöhnliche Weise weiter. 

0. Beschläge auf Porcellan. 
'72. Die flüchtigen durch W asscrstoff und Kohle reducir

baren Elemente lassen sich entweder als solche oder als 
Oxyde aus ihren Verbindungen abscheiden und in Gestalt 
von Absätzen auf Porcellan niederschlagen. Solche Absätze 
kann man leicht in Jodide, Sulfide und andere Verbindungen 
überfuhren, die sehr charakteristische Erkennungsmerkmale 
abgeben. Die Absätze bestehen in der Mitte aus einer dickeren 
Schicht, welche nach allen Seiten hin ganz allmälig in einen 
hauchartigen Anflug übergeht, so dass man den dickeren Ab
satz als "Beschlag" von dem dünneren als "Anflug" zu unter
scheiden hat. Diese Reactionen sind so scharf, dass in vielen 
Fällen 0,1 bis 1 mgr. ausreicht, um sie hervorzurufen. 

Die zu erzeugenden Beschläge sind folgende: 
a. Metall beschlag. Derselbe wird erhalten, wenn 

man mit einer Hand an einem Asbestfaden ein Stäubchen 
der Probe in die obere nicht zu umfangreiche Reductions
flamme bringt, während man mit der anderen Hand eine mit 
kaltem Wasser gefüllte, aussen glasirte, dünnwandige Porcellan
schale von 10-12 cm Durchmesser, dicht über dem Asbest
faden in die obere Reductionsflamme hält. Die Metalle scheiden 
sich als schwarze, matte oder spiegelnde Beschläge oder An
flüge aus, welche man auf ihre Löslichkeit in verdünnter 
Salpetersäure (etwa 200fo wasserfreie Säure enthaltend) prüft. 

b. Oxydbeschlag. Man hält die mit kaltem Wasser 
gefüllte Porcellanschale in den oberen Oxydationsraum der 
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Flamme und verfährt im U ebrigen, wie bei der Erzeugung 
von Metallbeschlägen. Hat man die l<~arbe des Oxydbe
schlages beobachtet, so überzeugt man sich (1), ob ein Tropfen 
Zinnchlorürlösung eine Reduction hervorbringt; ist dieses nicht 
der Fall, so setzt man (2) Natronlauge zu bis zur Auflösung 
des gefällten Zinnoxydhydrats und achtet auf eine jetzt etwa 
eingetretene Reduction; darauf wird der Beschlag (3) mit völlig 
neutralem Salpetersauren Silberoxyd behandelt, indem man einen 
Tropfen des Reagens mit Hilfe eines Glasstabes darauf aus
breitet und einen ammoniakalischen Luftstrom darüber bläst*). 

c. Jodid beschlag. Derselbe wird aus dem Oxyd
beschlag dadurch erzeugt, dass man denselben anhaucht und 
über ein Gefäss mit Phosphortrijodid, aus welchem rauchende 
,J odwasserstoffsäure emporsteigt, hält. DerJodidbeschlag wird 
durch Anhauchen von feuchter Luft und durch Anblasen von 
Ammoniak weiter untefsucht. 

d. Sulfidbeschlag wird aus dem Jodidbeschlage da
durch erzeugt, dass man auf denselben einen schwefelam
moniumhaltigen Luftstrom bläst und das überflüssige Schwefel
ammonium durch gelindes Erwärmen des Poreeilans entfernt. 
Man prüft den Beschlag durch Anhauchen und Betropfen mit 
Wasser auf seine Löslichkeit, wodurch die in der Regel un
löslichen Sulfidbeschläge von gleichgefärbten Jodidbeschlägen 
unterschieden werden; in gleicher Weise untersucht man das 
Sulfid auf seine Löslichkeit in Schwefelammonium. 

ITebersicht der Flammenreactionen. 
Die Elemente, welche durch ihre Flammenreactionen 

erkannt werden, lassen sich nach ihrem Verhalten bei der 
Oxydation und Reduction in drei Gruppen eintheilen, 

*) Letzteres geschieht am besten durch Benutzung einer kleinen, 
Ammoniak enthaltenden Spritzflasche, bei der das Blasrohr unter der 
Flüssigkeit, das Spritzrohr dagegen unter dem Kork mündet. 
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(A) Zu Metall reduclrbare, flUchtige, 
Die Reactionen dieser Stoß'e sind in 

llhtallbeachlae ud,Oz:ydbeachlae undiOzyi~tchl&B Oz:ydbeachlar I Oz:ydbuchlae 
mit BIICI2 mit AeN08 

An!lur. A11llur. SIICI• und Na!O ud N!8 

I I I -
I 74 Schwarz mit Weiss Schwarz Schwarz Weiss ins 

Te. braunem Anfing Gelbliche 

------

75 Kirsohroth mit 
ziegelrothem Weiss Ziegelroth Schwarz WeiBs 

Se. Anfiog 
~ - ~ -----

76 Schwarz mit Weiss V)' eise Welse Schwarz in 
Sb. braunem .Aufiog NH8 unlöslich 

77 Schwarz mit Weise 
Ci honengelb 

As. braunem Anfing Weise Weiss oder braunroth 
in NH8 löslich 

------ ------

78 Schwarz mit rnss- GelbliehweiBs Weise Weise Weiss 
Bi. braunem Anfing 

---
79 Grauer, unzu-

Hg. sammenhli.ngender 
Anfing 

----- --

I 80 
Schwarz mit Weiss Weise Weiss Weiss 

Tl. braunem Anfiog 

81 Schwarz mit hellockergelb Weies Weise Weiss 
Pb. braunem Anfing 

~--- -~~ ------

82 Schwarz mit Schwarz in Weisser Anfiug braun mit Weise Weise 
Cd. brauoem Anfiog weiseem Anfing wird blauschwarz 

-~ ~-~--

83 Schwarz mit Weise Weiss Weise Weios Zu. braunem Anfing 

84 Schwarz mit Gelblieh weise Weise Welse Weise 
Iu. braunem Anfing 
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als Beschläge abscheidbare Elemente. 
der folgendeil Tabelle zusammengestellt. 

to~!abnohl&g 11odlabeachlagl Bullldbe· I Bullldbe· rl&llllllenflrbue 
und Anflug mit NB lachlag ud achlag mit und Geruch 

8 ADI!ue (NB4)•S 

Braun, vorflber· Bleibend J Schwarz bisj Vor1iber- 'tl~::a::.::;:hl-' 
gehend ver- verblasbar schwan- nhend ver- blau; obere Oxy-

hauchbar brann schwindend dationsß. grfln ; 
kein Gernch 

-· 
Orange, 

Braun, nicht Nicht Gelb bis dann vur- Kornblnmenblau; Stoffe, 
1öllig verhauch• ,·erblaebar orange 1ibergehend Geruch des deren He• 

bar ver- fanlen Rettigs. taUbe-
SJbwindend schlag in 

--~--

Oran~erotb, 
verd1innter 

durch elb vor- Bleibend Vorflber- 0 berer Red uc- Salpeter-

ilbergehend ver- verblasbar Orange gehend ver- tionsraum 'fahl- s\ure kaum 

bauchbar schwindend grtln l6sllch. 

Eigelb, vortlber- Vortlber- Oberer Rednr..-
gehend ver- Blaibend Citronengelb gebend ver- tionsraum f•hl-

verblasbar blau. Knob· hauchbar schwindend Iauchsgeruch 

IIIAulich braun, Morgenroth Umbrabraun mit fleiseh- bis bis eigelb, mit k&lfee• Nicht ver- BliLulich, nicllt morgenrothem trocken ge· braunem schwindend charakteristisch Anfing, vortlber- blasen kasta.- ll.nfiug Sto:tfe, gell. verhauch bar Dienbraun --- Jeren Me-
Carminroth und Vorüber-

tallbe-
citroneng6lb; gehend Schwarz Nicht ver-

nicht ver- schwindend 
hauchbar verblasbar Salpeter• 

-- sämre 

I ,Schwan mit schwer lös 
(;itronengelb, li~h. 

nicht Nicht bläulioh- Nicht ver- Roll grasgr1in verblasbar grauem An-
1
ochwiodend verhancbbar fiug. 

Eigelb bis citro- Voriiber- Durch N•cht ver-neugelb, nickt gehend braunrotb in schwindend Fahlblau 
verbauchbar verblasbar schwarz 

Stolfe, 
deren Me-

Nicht ver- tallbe-
Weiss Weiss Citronengelb schwindend schlag ln 

verdflnnter 
Salpeter-

sAore 

Nioht ver· mom•ntan 
Weise Weiss Weise schwindend lö;llch. 

---- I 
Gelblieh weis> Gelblich· 

Weiss I Nicht ver- intensiv 
weiss schwindend indigblan 

I 

-
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A. Zu Metall reducirbare, flüchtige, als Beschläge ab
scheidbare Stoffe, 

B. Zu Metall reducirbare, keine Beschläge gebende Stoffe, 
C. Elemente, welche am besten an dem Verhalten ihrer 

Verbindungen erkannt werden. 
Unter Hinzunahme der an der Flammenfärbung erkenn

baren Stoffe, erhält man die folgende Uebersicht der Flammen
reactionen. Die den Elementen beigefügten Zahlen beziehen sich 
auf die Paragraphen, in welchen das Verhalten beschrieben ist. 

Augewandte Methode. I Erhaltene Reaction. deutet auf: 

I. Man versucht Ein Beschlag, der 
einen Metallbeschlag auf seine Löslichkeit 
am Porcellanschäl- in verdünnter Sal

chen hervorzu- I patersäure geprüft 
bringen. wird. 

kaum löslich: Tellur (74 ), 
Selen (75), Antimon (76), 
Arsen (77). 

schwer löslich: Wismuth(78), 
Quecksilber (79), Thal
lium (80). 

sofort löslich: Blei (81), 
Cadmium (82), Zink, (83), 
Indium (84). I 

II. Man erhitzt I 
die Substanz mit 
Soda im Kohlen
stäbchen. 

III. Man glühtdie 
Masse mit Na"C08 

und KN08 im Platin
draht. 

1 
magnetisch: Eisen (85), 

Nickel (86), Kobalt (87). 
a) ein graues Pulver: nicht magnetisch: Palladi

um (88), Platin (89), Rho
dium (91), Iridium (90). 

b) ein Metallkorn: Kupfer (95), Zinn (96), Sil-
ber (94), Gold (93). 

a) eine weisse oder 
farblose Schmelze: Molybdän (97), Wolfram (98), 

Titan (99), Tantal, Niob, Kiesel (104). 
b) einegelbe Schmelze: Chrom (100), Vanadin(l01), 
c) eine grüne Schmelze: Mangan (102). 

------------~--
IV. Specielle Verfahren zur Ermittelung von Uran (103), Phosphor(105), 

Schwefel (106). 

V. Flammenfär-~ Natrium (50), Strontium (54), Lithium (51), Ba-
bung. rium (52), Kalium (49), Calcium (53). 
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(8.) Zu Metall reducirbare, keine Beschläge gebende Stoffe. 

85. Eisenverbindungen. Reduction am Kohlen
stäbchen. Weder ein Metallkorn noch glänzende Flitter; 
die im Achatmörser fein zerriebene reducirte Masse bildet 
am Magnet eine schwarze nicht metallglänzende Bürste, 
welche auf Papier gestrichen und mit Königswasser betropft, 
beim Erwärmen über der Flamme einen gelben Fleck er
zeugt, welcher beim Anfeuchten mit Ferrocyankalium tief
blau wird. Das Papier ist zuvor auf Eisen zu prüfen. 

B o r a x p er 1 e. Oxydationsflamme heiss gelb bis braun
roth, kalt gelb bis braungelb; Reductionsflamme bouteillengrün. 

86. Nickelverbindungen. Red u c t i o n am K o h-
1 e n s t ä b c h e n. W eisse glänzende, ductileMetallflitter, welche 
sich bürstenartig an den Magnet lagern. Auf Papier abge
strichen, gibt das Metall mit Salpetersäure eine grüne Lösung, 
welche nach Betropfen mit Natronlauge, Einhängen in Brom
dampf und abermaligem Betupfen mit Natronlauge einen 
schwarzen Fleck von Nickehmperoxyd ausscheidet. 

Boraxper 1 e. Oxydationsflamme: schmutzig violett, 
obere Reductionsflamme: grau von metallisch abgeschiedenem 
Nickel, das sich oft zu silberweissem Nickelschwamm ver
einigt, wobei die Perle farblos wird. 

87. Kobaltverbindungen. Re du c t i o n a m K o h-
1 e n s t ä b c h e n. W eisse, glänzende, ductileMetallflitter, die am 
Magnet eine Bürste bilden. Auf Papier gestrichen, gibt das 
Metall mit Salpetersäure eine rothe Lösung, welche nach 
Betropfen mit Salzsäure und Trocknen einen grünen }'leck 
hinterlässt, der beim Anfeuchten wieder verschwindet, Mitte1st 
Natronlauge und Bromdampf erhält man wie bei Nickel 
einen braunschwarzen Fleck von Superoxyd. 

B o r a x p e r 1 e: in beiden }'lammen tiefblau. 
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88. Palla.diumverbindungen. Mit S o da a m P I a
t in d r a h t. In der oberen Oxydationsflamme erhält man eine 
graue, dem Platinschwamm ähnliche Masse, die beim Reiben 
im Achatmörser silberweisse, glänzende, ductile Metallflitter er
gibt, welche sich in Salpetersäure mit rother :Farbe lösen. 
Setzt man einen .Tropfen Cyanquecksilberlösung zu und bläst 
einen ammoniakalischen Luftstrom über die Flüssigkeit, so 
entsteht ein weisser flockiger Niederschlag, der sich in über
schüssigem Reagens wieder löst. 

89. Pla.tinverbindungen. Mit S o da a m Platin
d r a h t. In der oberen Oxydationsflamme werden Platinver
bindungen zu einer grauen schwammähnlichen Masse reducirt, 
welche, im Achatmörser zerrieben, silberweisse, gliinzende, ouc
tile Metallflitter liefert; diese sinn sowohl in Salpetersäure als 
auch in Salzsäure unlöslich, in Königswasser hingegen leicht 
löslich und zwar mit hellgelber Farbe, wenn das Platin rein 
ist, mit bräunlich gelber, wenn Palladium, Rhodium oder 
Iridium zugegen sind. Cyanquecksilber und Anblasen von 
Ammoniak bewirken keinen weissenflockigen Niederschlag, son
dern einen gelben krystallinischen von Ammoniumplatinchlorid. 

90. Iridiumverbindungen. Mit Soda a m Platin
d r a h t. In der oberen Oxydationsflamme findet eine Reduc
tion zu Metall statt, welches sich beim Reiben im Achat
mörser weder als glänzend noch als ductil erweist und in 
Säuren, einschliesslich Königswasser, ganz unlöslich ist. 

91. Rhodiumverbindungen. Diese unterschiliden sich 
von den Iridiumverbindungen nur dadnrch, dass das Metall
pulver beim Schmelzen mit saurem schwefelsauren Kali theil
weise oxydirt wird und eine rosenrothe Lösung gibt. 

92. Osmiumverbindungen werden in der Oxydations
flamme zu Osmiumsäure oxydirt, welche flüchtig ist und einen 
chlorartig stechenden, die Augen angreifenden Geruch ent
wickelt. 
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93. Goldverbindungen. Mit S o da a m K o h l e n
s t ä b c h e n. Man bekommt ein gelbes, glänzendes Korn, 
das im Mörser goldglänzende Blättchen gibt. Dieselben lösen 
sich weder in Salzsäure noch in Salpetersäure, wohl aber in 
Königswasser. Wird die hellgelbe Lösung in Fliesspapier auf
gesogen und mit Zinnchlorür benetzt, so bildet sich Goldpurpur. 

94. Silberverbindungen. Mit Soda am Kohlenstäb
chen. Es entsteht ein weisses, ductiles Korn, welches sich 
bei gelindem Erwiirmen in Salpetersäure löst. Salzsäure 
bewirkt in der Lcisung einen weissen käsigen Niederschlag, 
der in Ammoniak löslich, in Salpetersäure unlöslich ist. 

95. Kupferverbindungen. Mit Soda am Kohlen
stäbchen. Man erhält ein kupferrothes, glänzendes Korn, 
welches sich in Salpetersäure mit blauer Farbe löst. Saugt 
man die Lösung auf Fliesspapier, so erhält man auf Zusatz 
von Blutlaugensalz einen braunen Niederschlag. 

B o r a x p er 1 e. Man bekommt eine blaue Perle, welche 
in der unteren Reductionsflamme nach Zusatz von etwas 
Zinnoxyd, in Folge Bildung von Kupferoxydul rothbraun 
wird. Durch abwechselndes Oxydiren und Reduciren wird 
die Perle rubinroth und durchsichtig, arn besten, wenn man 
die reducirte Perle langsam sich oxydiren lässt. 

96. Zinnverbindungen. A rn K o h 1 e n s t ä b c h e n. 
W eisses, glänzendes, ductiles Korn, das sich in Salzsäure lang
sam löst und von Salpetersäure in unlösliches Zinnoxyd 
verwandelt wird. In der Auflösung bewirkt salpetersaures 
Wismuthoxyd und ein Überschuss von Aetznatron einen 
schwarzen Niederschlag. 

(C.) Elemente, welche am besten an dem Verhalten ihrer 
Verbindungen erkannt werden. 

97. Molybdänverbindungen. Mit Soda am Kohlen
stächen. Schwierig zu einem grauen Pulver reducirbar. 
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Boraxperle, (wenig charakteristisch). Die Perle ist 
in der Oxydationsflamme anfangs farblos, und wird bei voller 
Sättigung emailartig bläulich. 

Specielle Reactionen. Die fein gepulverte Substanz 
wird mit Soda, welche man durch Abschmelzen von einem 
Sodakrystall in der geeigneten Beschaffenheit erhält, ge
mischt und das Gemisch auf einer Platinspirale von etwa 
2-3 mm Durchmesser in der Lampenflamme geschmolzen. 
Man klopft die noch weissglühende Masse ab und löst sie in 
einigen Tropfen warmen Wassers. Die über dem Bodensatz 
stehende klare Flüssigkeit wird in einige Streifen Fliesspapier 
aufgesogen und folgenden Reactionen unterworfen: Nach An
säuern von Salzsäure bringt Blutlaugensalz einen rothbraunen 
Fleck hervor. Zinnchlorür, allmälig zugesetzt, bewirkt ent
weder sofort oder nach gelindem Erwärmen eine blaue :E'är
bung. Schwefelammonium erzeugt eine braune Färbung und 
auf Zusatz von Salzsäure einen braunen Niederschlag, wo
bei sich das Papier oft blau färbt. 

98. Wolframverbindungen. Man schliesst diese Ver
bindungen in der Weise auf, wie es beim Molybdän be
schrieben ist und saugt die wässerige. Lösung in Fliesspapier. 
Salzsäure und Blutlaugensalz geben keine Reaction; Zinn
chlorür bewirkt sogleich oder beim Erwärmen eine Blau
färbung. Schwefelammonium gibt weder für sich noch mit 
Salzsäure einen Niederschlag, färbt jedoch, namentlich beim 
Erwärmen, das Papier blau oder grünlich. 

99. Titanverbindungen. Phosphorsalzperle; in der 
Oxydationsflamme farblos, wird sie in der Reductionsflammc 
schwach amethystfarbig; setzt man der Perle etwas Eisen
vitriol zu, so nimmt sie in der unteren Rcductionsflamme eine 
rothe Farbe an. 

Mit Soda am Platindraht. Zur farblosen durch
sichtigen Schmelze löslich, die beim Erkalten trübe wird. 
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Benetzt man die noch heisse Perle mit Zinnehlorür und 
bringt sie in den unteren Reduetionsraum der Flamme, so 
erhält man man eine graue Masse, die sich in Salzsäure 
mit schwacher Amethystfarbe beim Erwärmen löst. 

Tantal und Niobverbindungen verhalten sich wie 

die 'l'itanverbindungen. 
100. Chromverbindungen. Mit Soda in der Platin

spirale. Schliesst man Chromverbindungen unter wieder
hoHem Zusatz von Salpeter auf, so bekommt man eine hell
gelbe Schmelze, die sich in Wasser mit gleicher Farbe löst. 
'!'rennt man die Flüssigkeit vom Bodensatz, säuert sie mit 
:Essigsäure an und nimmt sie mit Fliesspapier auf, "SO be
wirkt Bleilösung einen gelben, Silberlösung einen rothbraunen 
Niederschlag. Schwefelammonium, Zinnchlorür oder Ein
dampfen mit Königswasser verändern die gelbe Farbe der 
Lösung in grün. 

Boraxperle; in beiden Flammen smaragdgrün. 
101. Vanadinverbindungen. Mit Soda und Sal

peter in der Platinspirale. Man erhält eine gelbe Schmelze, 
deren mit Essigsäure versetzte Lösung durch Silberlösung 
gelb gefärbt wird. Wird die I~ösung mit Königswasser einge
dampft, so erhält man keine grüne Flüssigkeit, sondern eine gelbe 
oder gelbbraune, welche durch Zinnchlorür blau gefärbt wird. 

Boraxperle: Oxydationsflamme grünlichgelb, Reduc
tionsflamme grün. 

102. Manganverbindungen. Boraxperle: Oxyda
tionsflamme amethystfarbig, Reductionsflamme farblos. 

Mit Soda und Salpeter in der Platinspirale. Es 
entsteht eine grüne Schmelze, welche sich in Wasser mit 
grüner Farbe löst. Durch Essigsäure wird die Flüssigkeit 
roth und später farblos, unter Abscheidung brauner Flecken. 

103. Uranverbindungen. Boraxperle: Oxydations
flamme gelb, Reductionsflamme grün. Von der sehr ähn-
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liehen Eiseureaction unterscheidet sich die heisse U rauperle 
durch Ausstrahlung eines blaugrünen Lichtes. 

Phosphorsalzperle. Reductionsflamme schön grün, 
während Eisen eine kalt rötbliche oder farblose Perle gibt. 

Mit saurem schwefe l sauren Kali in der Platin
spirale. Die Schmelze wird mit einigen Körnchen krystalli
sirter Soda zerrieben, angefeuchtet und in Fliesspapier aufge
sogen. Nach Ansäuern mit Essigsäure bewirkt Blutlaugensalz 
einen braunen Fleck. 

104. Xieselsäureverbindungen. P h o s p h o r s a 1 z -

p a r l e. Kleine Splitterehen von Silicaten geben ein gelatinöses, 
unschmelzbares, in der Perle schwimmendes Kieselsäureskelett. 

Mit S o da a m P 1 a t in d r a h t. Unter Aufbrausen 
entsteht in der Oxydationsflamme eine klare Perle. Versetzt 
man dieselbe mit Wasser und Essigsäure und dampt die Lösung 
vorsichtig ab, so scheidet sich gallertartig Kieselsäurehydrat ab. 

105. Phosphorverbindungan. Die völlig trockene 
Probe wird mit einem Stückehen Magnesiumdraht oder 
Natrium in einem unten zugeschmolzenen Glasröhrchen er
hitzt, wobei die Masse zum Glühen kommt. Wird das 
Röhrchen dann zerdrückt und der Inhalt mit Wasser an
gefeuchtet, so entsteht der charakteristische Geruch von 
Phosphorwasserstoff. 

106. Schwefelverbindungen. Mit Soda am Kohlen
stäbchen. Im unteren Reductionsraum der Flamme erhält 
man eine Schmelze, welche, angefeuchtet, auf Silberblech einen 
schwarzen Fleck hervorbringt. Diese Reaction ist aber nur 
dann zuverlässig, wenn das Leuchtgas schwefelfrei und nach 
§§ 74 und 75 die Abwesenheit von Selen und 'fellur, welche 
die gleiche Reaction hervorbringen, constatirt ist. 

Schwefelmetalle geben den Schwefelgehalt, schon durch 
die Entwicklung von schwefliger Säure beim Erhitzen in 
der Flamme zu erkennen. 



III. Capitel. 
Specielle Nachweisung gewisser Stoffe in zusammen

gesetzten Verbindungen. 

107. Die im vorigen Capitel beschriebenen Reactionen 

haben den Zweck, die in einfach zusammengesetzten Verbin
dungen vorkommenden Stoffe zu charakterisiren. Für Körper 
von complicirterer Zusammensetzung, mit denen man es in der 
Praxis meistens zu thun hat, reichen sie jedoch nicht immer 
aus, weil das Verhalten der einzelnen Substanzen durch 
gleichzeitige Reactionen anderer Bestandtheile oft verdeckt 
oder modificirt wird. An einem Beispiele lässt sich erkennen, 
in welchem Masse dies zuweilen der l''all ist. Das Mineral 
Bournonit, welches haupt~ächlich aus Blei besteht und daneben 
in geringerer Menge Antimon, Kupfer und Schwefel enthält, 
müsste, wenn es sich wie eine einfache Bleiverbindung ver
hielte, einen in der Hitze citronengelben nach dem Erkalten 
schwefelgelben Beschlag und ein graues, ductiles Metallkorn 
geben. Bournonit hingegen bringt zunächst einen weissen Anflug 
von Antimonoxyd und gleich darauf einen dunkelgelben Be
schlag hervor, wie er sonst für Wismuth charakteristisch ist. 
Das Metallkorn ist schwarz und spröde; es löst sich in 
Borax mit grüner, nach dem Erkalten blauer Farbe, eine 
Reaction die Kupfer andeutet und erwarten lässt, dass die 
Perle m der Reductionsflamme braun wird. Aber auch 
dieses ist nicht immer der Fall, denn, wenn beim Erhitzen 
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auf Kohle nicht alles Antimon verfHichtigt worden, färbt sich 
die Perle grau. 

In solchen Fällen gelingt es zwar häufig durch auf
merksame Beobachtung aller Erscheinungen sowie durch sorg
faltige Vergleichung der aus verschiedenen V ersuchen ge
wonnenen Resultate, viele, wenn nicht alle Bestandtheile einer 
Substanz auf gewöhlichem Wege zu ermitteln. Häufiger in
dessen muss die Untersuchung eine vom gewöhnlichen Gange 
abweichende Form annehmen, und oft genügt auch dieses nicht 
nnd bleibt nichts übrig, als den nassen Weg zu Hilfe zu 
nehmen. 

Wie in den Fällen, wo ein besonderes Verfahren zur 
Erkennung eines Körpers neben anderen erforderlich, die 
Untersuchung auszuführen ist, wird im vorliegenden Capitel 
mitgetheilt. Dasselbe enthält ausserdem die wichtigsten 
Reactionen solcher Stofle, welche durch die gewöhnlichen 
Löthrohrproben nicht genügend charakterisirt werden. Zur 
Erleichterung des Nachschiagens sind die Elemente in alpha
betischer Reihenfolge geordnet. 

108. Ammoniak. Man mengt die Substanz mit etwas 
Soda oder Aetzkali und erhitzt das Gemisch in einer ein
seitig geschlossenen Röhre. Das Ammoniak gibt sich durch 
den Geruch und durch die Nebel zu erkennen, welche das 
entweichende Gas in der Nähe eines mit Salzsäure benetzten 
Glasstabes bildet. 

Es darf aber nicht übersehen werden, dass organische 
stickstoffhaltige Substanzen bei dieser Behandlung ebenfalls 
Ammoniak als Zersetzungsproduct entwickeln. 

Antimon. Das Verhalten der Antimonverbindungen 
in der an einem Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 11.
V erhalten in der offenen Röhre § 16. - V erhalten auf Kohle 
§ 25.- Verhalten zu unterschwefligsaurem Natron § 62. -
Bunsen'sche Flammenreactionen § 76. - Uebersicht der 



Antimon. 81 

wichtigsten Löthrohrreactionen No.16 der Tabelle am Schluss 
des Buches. 

109. Um Antimon neben anderen flüchtigen Metallen 
aufzufinden, befeuchtet man den Beschlag auf Kohle mit 
einem Tropfen Jodwasserstoffsäure, welche man erhält, wenn 
man einen Schwefelwasserstoffstrom durch Wasser leitet, in 
welchem gepulvertes Jod suspendirt ist. Bei nochmaligem 
Erhitzen färbt sich dann der Antimonbeschlag schön roth, 
der Wismuthbeschlag braun, der Bleibeschlag hellgelb und 
der Cadmiumbeschlag weiss. Da die gebildeten J odidbe
schläge von einander sehr verschieden und überdies sehr 
deutlich sind, kann man die genannten Metalle nebeneinander 
erkennen. (Haanel) 

Eine andere Methode zur Entdeckung von Antimon 
neben Blei und Wismuth besteht darin, dass man die Probe 
[No. 45 oder 81] auf Kohle in der Oxydationsßamme mit 
verglaster Borsäure zusammenschmilzt, welche das Blei- und 
Wismuthoxyd aufnimmt, während -das Antimonoxyd die Kohle 
beschlägt. Die Temperatur darf keine zu hohe sein. 

110. Antimon, welches an Kupfer gebunden ist, lässt 
sich so schwer von demselben trennen, dass ein Antimonbe
schlag kaum zum Vorschein kommt. Man behandelt eine 
derartige Substanz [No. 82] mit Phosphorsalz so lange, bis 
ein Theil des Antimons ins Glas übergegangen ist, trennt 
dieses vom Metallkorn und erhitzt es auf einem anderen 
Stück Kohle mit Zinn in der Reductionsflamme. Bei Gegen
wart von Antimon wird das Glas grau oder schwarz (No. 16 
der Tabelle). Ist indess gleichzeitig Wismuth vorhanden, 
das sich ebenso verhält wie Antimon, so muss der nasse 
Weg zu Hilfe genommen werden. 

111. Antimon-, Zinn- und Kupferoxyd. Man be
handelt die Substanz mit einem Gemisch von Soda und Borax 
im Reductionsfeuer, trennt die Metallkügelchen vom Glase 

6 
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und schmilzt sie mit dem 3-4fachen Volumen Probirblei 
und etwas verglaster Borsäure reducirend zusammen. Das 
Kupfer bleibt regulinisch zurück, das Zinn geht in die 
Schlacke und das Antimon beschlägt die Kohle. 

112. Schwefelantimon und Schwefelblei. Während 
die Antimonsulfide die in§ 16 angegebenen Reactionen zeigen, 
bildet sich bei Gegenwart von Schwefelblei nur ein geringes 
Sublimat von Antimonoxyd. Der Rückstand bildet ein weisses 
Pulver, das aus einer Mischung von antimonsaurem Antimon
oxyd, schwefelsaurein und antimonsaurem Bleioxyd besteht. 
Zur Erkennung von Antimon verfahrt man nach § 120. 

Schwefelantimon und Schwefelblei oder Schwefel
wismuth geben in der Reductionsfiamme auf Kohle nahe bei 
der Probe einen gelben Beschlag von Blei- oder Wismuth
oxyd und weiter ab einen weissen von Antimonoxyd, ver
mischt mit schwefelsaurem Blei- oder Wismuthoxyd. Antimon 
wird nach § 120 ermittelt. 

113. Um eine geringe Menge Schwefelantimon in 
Schwefelarsen nachzuweisen, empfiehlt Plattner folgende 
Methode. Die Probe [No. 23] wird in einer einseitig ge
schlossenen Röhre schwach erhitzt, wobei was Schwefelarsen 
sich verflüchtigt und der grössere Theil des Schwefelanti
mons als schwarzes Pulver im unteren Ende der Röhre 
zurückbleibt. Dieses Ende wird abgebrochen und die darin 
befindliche Substanz in eine an beiden Enden offene Röhre 
gebracht. Erhitzen bringt dann die charakteristische An
timonreaction hervor. 

Arsen. Das V erhalten der Arsenverbindungen in der 
an einem Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 11. Ver
halten in der offenen Röhre § 15. - V erhalten auf Kohle 
§ 33. - Verhalten zu unterschwefligsaurem Natron § 62. 

Bunsen'sche Flammenrationen § 77. -
114. Alle Arsenmetalle geben in der offenen Glasröhre 
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ein Sublimat von arseniger Säure (siehe § 15) und die 
meisten entwickeln auf Kohle im Reductionsfeuer den charak
teristischen Arsengeruch*) (§ 33) [No. 73]. Wenn beim Vor
handensein von Nickel oder Ko halt der Geruch nicht wahr
zunehmen ist, kann er in den meisten Fällen durch 

Schmelzen mit Probirblei in der Oxydationsflamme hervor
gerufen werden. 

115. Die Arsensulfide entwickeln beim Erhitzen in 
der offenen Röhre schweflige Säure und geben ein Sublimat 
von arseniger Säure. Um Arsen in irgend einer Verbindung 
mit Schwefel bestimmt nachzuweisen, mengt man die ge
pulverte Probe [No. 76] mit dem sechsfachen Volumen einer 

Mischung von gleichen Theilen Cyankalium und Soda, bringt 
das Ganze in eine Glasröhre, deren eines Ende zu einer 
Kugel aufgeblasen ist, und erwärmt anfangs gelinde, alhnälig 
aber bis zur Rothgluth. Am kälteren Theil der Röhre ent
steht dann ein ArsenspiegeL 

Zum guten Gelingen dieses charakteristischen Versuchs 
ist es nöthig, dass Substanz und Reagentien vollkommen 
trocken sind. Entweicht im Anfang dennoch Feuchtigkeit, 
so muss diese mit Hilfe eines zusammengerollten Streifchens 
Fliesspapier entfernt werden. 

116. Wenn Schwefelarsenmetalle auf Kohle ge
glüht werden, kann es vorkommen, dass sämmtliches Arsen, 
besonders wenn es in geringerer Menge vorhanden ist, mit 
Schwefel verbunden fortgeht. Um dies zu verhüten, mischt 
man solche Verbindungen [No. 23] mit drei bis vier '.rheilen 
neutralem oxalsauren Kali oder Cyankalium und erhitzt sie 
in der Reductionsflamme. Es bildet sich Schwefelkalium und 

*) Nach V o g e 1 wird der Arsengeruch am besten hervorgebracht, 
wenn man die Probe mit Kohlenpulver und verdünnter Schellacklösung 
zu einem Teig mengt, aus diesem ein Stängchen formt und dasselbe in's 
Glimmen versetzt. 

6* 



84 Specielle Nachweisung. 

das Arsen entweicht, wenn nicht an Kobalt oder Nickel 
gebunden, mit dem bekannten Geruch. 

117. Eine sehr kleine Menge arseniger Säure lässt 
sich nach Berzelius folgendermassen mit Leichtigkeit nach
weisen. 

Man bringt in eine ausgezogene Glasröhre (Fig.19) ein 
Körnchen der Substanz [N o.41], schiebteinSplitterchen vonfrisch 

Fig. 19. ausgeglühter Holzkohle 
bis nahe auf den Boden 
underhitzt erstdie Kohle, 
darauf die Substanz zum 
Glühen. Die arsenige 
Säure wird, sobald die 
Dämpfe bei der glühen
den Kohle vorüber
kommen, zu Metall re
ducirt, welches sich als 
Spiegel absetzt. Bricht 
man die Röhre zwischen 

a und b ab und erhitzt, so kann man sich auch durch den 
Geruch von der Anwesenheit des Arsens überzeugen. 

118. Um Arsen in arsensauren oder arsenigsauren 
Salzen nachzuweisen, genügt in den meisten Fällen die Be
handlung mit Soda oder einem Gemenge von Soda und 
Cyankalium ( vergl. § 115 ). Wenn jedoch sehr kleine Mengen 
dieser Säuren an leicht reducirbare Metalle gebunden sind, 
so muss der nasse Weg eingeschlagen werden. 

Blei. Das Verhalten der Bleiverbindungen in der an 
einem Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 12. - Verhalten 
auf Kohle § 27. - Verhalten zu unterschwefligsaurem Natron 
§ 62. - Bunsen'sche Flammenreactionen §81.- Uebersicht der 
wichtigsten J ... öthrohrreactionen No. 18 der Tabelle am Schlusse 
des Buches. 



Blei. 

119. Eine Legirung von Blei und Zink [No. 47] be
schlägt die Kohle mit Blei- und Zinkoxyd, wovon ersteres 
durch die Farbe des Beschlages und durch den fahlblauen 
Schein erkannt wird, welcher der Reductionsflamme mitge
theilt wird (vergl. § 27). Zink weist man durch Kobaltsolution 
nach, mit welcher man die Kohle in der Nähe der Probe 
befeuchtet. Die entstehende grüne Färbung ist von dem 
Bleibeschlage leicht zu unterscheiden. 

Eine Legirung von Blei und Wismuth [No. 46] gibt 
einen etwas dunkleren Beschlag als reines Blei. Wismuth 
wird nach § 172 nachgewiesen, Blei durch den fahlblauen 
Schein der Reductionsflamme. In Bezug auf die Auftindung 
von Blei neben anderen flüchtigen Metallen mitte1st Jod
wasserstoffsäure vergl. § 109. 

120. Um Blei in Sulfiden aufzufinden, wird die Sub
stanz auf Kohle reducirend behandelt, wobei das Blei am 
Beschlag erkannt wird. Hierbei kann eine Beimischung von 
Antimon nicht bemerkt werden, da der Anflug von schwefel
saurem Bleioxyd, welcher den Oxydbeschlag umgibt, leicht 
mit dem Beschlag von Antimonoxyd verwechselt werden kann. 

Um in solchem Falle Antimon gleichzeitig nachzuweisen, 
genügt es, die gepulverte Probe [No. 81] mit Soda zu ver
setzen und kurze Zeit*) in der Reductionsflamme zu erhitzen. 
Bei Abwesenheit von Antimon ist der Beschlag rein gelb 
mit bläulichweissem Hand; im anderen Fall ist er von einem 
weissen, aus Antimonoxyd bestehenden Anflug umgeben und 
besitzt der Bleioxydbeschlag eine dunkel orangegelbe Farbe 
in Folge von gebildetem antimonsauren Bleioxyd. 

121. Ist Schwefelblei einer grösseren Menge Schwefel
kupfer [No. 24] beigemengt, so lässt das durch Reduction 

*) Bläst man zu lange, so verdampft das Schwefelnatrium und gibt 
einen Beschlag von schwefelsaurem Natron. 
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erhaltene Metallkorn die Anwesenheit von Blei nicht erkennen,. 

doch bringt eine starke Oxydationsflamme das Blei zum V er
dampfen und Beschlagen. 

Chlorblei schmilzt vor dem Löthrohr und liefert zwei 

Beschläge: einen weissen, flüchtigen (Chlorid) und einen 

weniger flüchtigen gelben (Oxyd). Ueberdies farbt es die 

Reductionsflamme fahlblau. 
Phosphorsaures Bleioxyd für sich schmilzt auf Kohle 

zu einem Korn, wobei ein sehr geringer oder auch gar kein 

Beschlag zum Vorschein kommt. Während der Abkühlung 

krystallisirt das Korn mit grossen weissen Facetten von perl

artigem Glanz. 
122. Borsäure. Zur Erzeugung der gelbgrünen Fär

bung, welche Borsäure der Löthrohrßamme ertheilt, werden 

die Salze [No. 26] fein gepulvert, mit einem '.rropfen con

centrirter Schwefelsäure befeuchtet und entweder am Platin

draht in die Flamme gebracht oder mit Alkohol übergossen,. 
der darauf angezündet wird. 

Noch sicherer gelingt die Nachweisung der kleinsten in 

Salzen oder Mineralien enthaltenen Menge Borsäure durch 

Zusammenschmelzen der fein gepulverten Substanz mit 

4 Thl. saurem Schwefelsauren Kali und 1 '.rhl. Flussspath. 

Dies Gemenge wird mit einigen 'l'ropfen Wasser be

feuchtet, in das Oehr des Platindrahts gestrichen und in die 

Flamme gehalten. Beim Schmelzen entweicht }.,luorbor, das 

die Flamme rein grün färbt. Da die Reaction nur wenige 

Minuten andauert, ist eine aufmerksame Beobachtung 

geboten. 
Eine andere sehr empfindliche Reaction ist von Iles 

veröffentlicht: Man feuchtet die fein zerriebene Substanz auf 

Platinblech mit Schwefelsäure an, verdampft die über

schüssige Säure durch gelindes Erwärmen und mengt den 

Rückstand mit Glvcerin zu einem Teig an, den man am 
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Platindraht in die }~lamme bringt; diese wird dadurch schön 
grün gefärbt. 

128. Borsaure Verbindung mit alkalischer oder alkalisch
erdiger Basis untersucht man auf folgende Art: llan löst 
die Probe in verdünnter Salzsäure, taucht ein Stück Curcuma
papier bis zur Hälfte in die Lösung und trocknet das Papier 
auf einem Uhrglas bei 100° C. Die eingetauchte Hälfte 
wird, wenn Borsäure vorhanden ist, bräunlichroth gefärbt*). 

Befeuchtet man das rothgefärbte Curcumapapier mit 
etwas Sodalösung, so geht die Farbe in blau- oder grün
schwarz über. 

Brom. Das Verhalten von Bromverbindungen zu saure~ 
schwefelsauren Kali siehe § 64. - Bromsilber entwickelt bei 
dieser Reaction nur sehr wenig Bromdämpfe; es sammelt 
sich am Boden des Kölbchens als ein rother Tropfen, der 
nach dem Erkalten eine gelbe Masse bildet. Löst man das 
saure Salz in heissem Wasser und bringt das gereinigte und 
getrocknete Bromsilber an das Sonnenlicht, so färbt es sich 
dunkel spargelgrün. Chlorsilber färbt sich grau oder violett. 

124. Setzt man eine Bromverbindung einer kupferoxyd
haltigen Phosphorsalzperle zu und bringt diese an die blaue 
Flammenspitze, so färbt letztere sich grünlichblau, besonders 
an den Kanten [No. 31]. Nach dem Verdampfen des Broms 
bleibt die grüne Flamme des Kupfers zurück. Chlor ver
hält sich ähnlich (vergl. § 126). 

Cadmium. Das V erhalten der Cadmiumverbindungen 
auf Kohle siehe § 35. - V erhalten zu unterschwefligsaurem 
Natron§ 62.- Bunsen'sche Flammenreactionen § 82.- Ueber
sicht der wichtigsten Löthrohrreactionen No. 19 der Tabelle 
am Schlusse des Buches. 

*) Mit dieser Färbung darf die durch conoeDtrirte Salzsäure hervor
gebrachte schwarzbraune nicht verwechselt werden. 
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125. Cadmium- und Zinkoxyd. Man mengt die ge
pulverte Probe mit Soda und bringt sie auf Kohle in die 
Reductionsflamme. Es bildet sich zuerst der braune Cad
miumoxydbeschlag und erst später der des weniger flüch
tigen Zinks [No. 50]. 

Chlor. Das V erhalten der Chlorverbindungen zu saurem 
Schwefelsauren Kali siehe § 65. 

126. Man löst mit Hilfe der Oxydationsflamme soviel 
Kupferoxyd in einer auf Platindraht befindlichen Phosphor
salzperle, bis das Glas fast undurchsichtig wird, bringt daU;n 
einige Körnchen der gepulverten Probe [No. 33] an die 
Perle nnd richtet auf diese die Spitze der blauen Flamme. 
Bei Anwesenheit von Chlor färbt sich die Flamme intensiv 
blau in Folge von gebildetem Chlorkupfer (§ 41). Mit dieser 
Reaction lassen sich selbst kleine Mengen Chlor nachweisen. 
Brom verhält sich ähnlich. 

127. Mischt man ein Chlormetall mit trockenem chrom
sauren Kali im Glaskölbchen, setzt concentrirte Schwefel
säure hinzu und erhitzt gelinde, so bildet sich Chlorchrom
säure, ein dunkelbraunrothes Gas, datl sich zu gleichgef'arbten 
Tropfen verdichtet. Ammoniak f'arbt diese Tropfen gelb. 
Setzt man feuchtem, auf Silberblech ausgebreitetem Eisen
oder Kupfervitriol eine lösliche Chorverbindung zu, so f'arbt 
sich das Silber nach einiger Zeit schwarz. Unlösliche Chloride 
müssen zuvor am Platindraht mit Soda zusammengeschmolzen 
werden. 

Chrom. Das Verhalten der Chromverbindungen zu 
:Flussmitteln siehe § 40. - Verhalten zu Soda § 59. - Ver
halten zu unterschwefligsaurem Natron § 62. - V erhalten zu 
saurem Schwefelsauren Kali § 6G. - Verhalten zu Zink in 
Gegenwart von Salzsäure § G3. - Bunsen'sche l<'lammenre
actionen § 100. - Uebersicht der wichtigsten Löthrohrre
actionen No. 21 der 'l'abelle am Schlusse des Buches. 
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128. Das Verhalten zu den Glasflüssen ist im Allge
meinen sehr charakteristisch, doch werden die Farben bei 
Anwesenheit grösserer Mengen Eisen, Kupfer oder sonstiger 
stark farbender Substanzen oft undeutlich. 

In solchem Falle kann Chrom, wenn nicht mit Kiesel
säure verbunden, folgendermassen erkannt werden. 

Die fein gepulverte Probe [No. 67] wird mit der dop
pelten Quantität eines Gemisches von gleichen Theilen Soda 
und Salpeter gemengt und im Platinlöffel oder in der Pla
tinspirale einer kräftigen Oxydationsßamme ausgesetzt. Es 
bildet sich ein alkalisches Chromsäuresalz, das in Wasser 
gelöst und mit überschüssiger Essigsäure gekocht wird. Ein 
in diese Lösung gebrachter Krystall von essigsaurem Blei
oxyd bewirkt einen gelben Niederschlag von chromsaurem 
Bleioxyd, der auf einem Filter gesammelt und mit Borax 
und Phosphorsalz weiter untersucht werden kann. Salpeter
saures Silberoxyd bringt an Stelle des essigsauren Bleioxyds 
eine dunkelpurpurrothe Fällung hervor. 

129. Silicate, welche wenig Chrom neben Eisen oder 
anderen stark farbenden Metalloxyden enthalten, werden 
auf Kohle mit 1 'l'hl. Soda und 1/2 'rhl. Borax im Oxydations
feuer zu einem klaren Glase geschmolzen, welches pulveri
sirt und im Porcellanschälchen nach Zusatz von Salzsäure 
eingedampft wird. Man löst dann die gebildete Chlorver
bindung in Wasser, trennt sie durch Filtration von der 
Kieselsäure, verwandelt das mit in Lösung gegangene Eisen
chlorür durch Kochen mit einigen Tropfen Salpetersäure in 
Chlorid und fällt die Basen Chromoxyd etc. etc. mit Ammoniak 
aus. Der Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, 
gewaschen und, wie oben angegeben, mit Soda und Salpeter 
weiter geprüft. 

180. Cyan. Man schmilzt die Substanz mit entwässertem 
unterschwefeligsaurenN atron am Platindraht flUchtig zusammen 
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und taucht die Schmelze in einen Tropfen Eisenchloridlösung, 
welche durch das gebildete Schwefelcyan blutroth gefärbt 
wird. - Das Zusammenschmelzen der Substanz mit dem 

Reagens muss vorsichtig geschehen· und sofort unterbrochen 
werden, wenn der Schwefel anf'ängt zu brennen, damit das 
Schwefelcyan nicht zerstört wird (Froehde). 

Eisen. Das Verhalten der Eisenverbindungen aufKohle 

siehe § 24.- V erhalten zu Flussmitteln§ 40. - Verhalten zu 
unterchwefligsaurem Natron § 62. - Bunsen'sche Flammen
reactionen § 85. - Uebersicht der wichtigsten Löthrohr
reactionen No. 23 der Tabelle am Schlusse des Buches. 

181. Um zu erfahren, ob eine Substanz Eisenoxydul 
oder Eisenoxyd enthält, löst man sie in einer kupferhaltigen 
Boraxperle. Bei Eisenoxyd ist die Farbe der l'erle blau
grün, bei Eisenoxydul findet eine Ausscheidung rother 
Flecken von Kupferoxydul statt (Chapman). 

Um Eisen neben leicht schmelzbaren Metallen, wie 
Blei, Wismuth, Antimon, Zinn oder Zink nachzuweisen, ver
setzt man die Substanz mit Borax und erhitzt das Gemisch 
aufKohle reducirend. Die leicht reducirbaren Metalle werden 
nicht oxydirt und daher vom Glase nicht aufgenommen. Man 
trennt die l'erle vom Metallkorn und bringt sie auf einem anderen 
Stück Kohle ins Reductiqnsfeuer, um die charakteristische 
bouteillengrüne (mit Zinn vitriolgrüne) Farbe zu erhalten. 

182. Ist Kobalt zugegen, so ist die l'erle nicht grün, 
sondern blau gef'ärbt. In solchem Falle prüft man auf Eisen 
in der Weise, dass man das blaue Glas auf l>latindraht so 
lange mit der Oxydationsflamme behandelt, bis angenommen 
werden kann, dass alles Eisen in Oxyd verwandelt ist. Die 
l'erle wird bei sehr geringem Eisengehalt heiss grün, kalt 
blau erscheinen; bei grösserem Gehalt heiss dunkelgrün, kalt 
rein grün, letzteres aus einer Misclnmg der gelben Eisen
und blauen Kobaltfarbe hervorgehend. 
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Die auf der Kohle nach der Behandlung mit Borax 
zurückbleibenden Metalle (oft nur Nickel und Kupfer) werden 
nach § 149 weiter untersucht. 

133. Eine Beimischung von Mangan [No. 65] färbt 
die Boraxperle in der Oxydationßamme roth bis blutroth. 
Durch Reduction mit Zinn auf Kohle wird diese Perle 
vitriolgrün. Ist ausser Mangan auch Kobalt vorhanden, 
so erhält man mit der äusseren :Flamme eine dunkelviolette 
Boraxperle, die durch Einwirkung der Reductionsßamme heiss 
grün, kalt blau wird. 

134. Um eine nickelhaltige Probe auf Eisen zu prüfen, 
löst man sie in Borax (Oxydationsßamme) und bringt das 
Glas auf Kohle ins Reductionsfeuer. Metallisches Nickel 
scheidet sich aus und das in Lösung bleibende Eisen färbt 
die Perle grün. 

135. Eine Substanz, die Kupfer und Eisen enthält, 
gibt in der äusseren Flamme vor und nach dem Erkalten 
eine grüne Boraxperle, welche, auf Kohle reducirend erhitzt, 
metallisches Kupfer ausscheidet und grün (vom Eisen) wird. 
Ist der Kupfergehalt sehr gering, so schmilzt man die Probe 
mit Borax, Soda und Pro birblei zusammen, versetzt das gebildete 
Metallkorn mit Borsäure, glüht in der Oxydationsßamme und 
untersucht mit Hilfe von Phosphorsalz und Zinn auf Kupfer. 

136. Ist Eisen neben Chrom vorhanden, so erlaubt 
die Farbe der Flussmittel keinen Schluss auf die Anwesen
heit··von Eisen. Man prüft dann durch Zusammenschmelzen 
der Probe mit Soda auf Kohle (Reductionsßamme), Aus
schlämmen des Eisens aus der Schlacke und Untersuchung 
der letzteren mit Salpeter, behufs Nachweisung von Chrom. 

137. Eisen- und Uranoxyd sind auf trockenem Wege 
nicht von einander zu unterscheiden. Um sie zu trennen, 
schmilzt man die Substanz mit saurem schwefelssauren Kali, 
zieht mit Wasser aus, versetzt die Lösung mit kohlensaurem 
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Ammoniak, um Eisenoxydhydrat niederzuschlagen, filtrirt und 
bringt das Filtrat zum Kochen, wodurch gelbes Uranoxyd 
gefallt wird. Beide Producte sind dann weiter zu prüfen. 

188. Kommen Eisen, Nickel, Kobalt, Mangan und 
Kupfer zusammen vor, so schmilzt man die Substanz mit 
metallischem Arsen oder arsensaurem Kali zusammen und 
behandelt die Masse mit Borax im Oxydationsfeuer, derart, 
dass nach und nach immer von N euem Borax zugefügt wird. 
Man erhält dann 

zuerst eine gelbgrüne Färbung von Eisen, 

darauf " blaue " " Kobalt, 
" " braune " " Nickel, 
" " grüne " " Kupfer. 

Durch die Reductionsßamme lässt sich Nickel und Kupfer 
aus dem Boraxglase abscheiden, während Eisen, Kobalt und 
Mangan gelöst bleiben nnd auf die in § 133 angegebenen 
Reactionen weiter untersucht werden können. 

189. Fluor. Werden l!~luorverbindungen mit der vier
fachen Menge sauren schwefelsauren Kalis in einer an einem 
Ende zugeschmolzenen Glasröhre erhitzt und zwar von oben 
nach unten, um ein Aufstossen zu vermeiden, so bildet sich 
Fluorwasserstoffsäure, welche feuchtes Fernambukpapier stroh
gelb farbt und das Glas an den Stellen ätzt, wo das Gemisch 
sich befunden hat. Man bemerkt dieses am besten nach 
sorgfaltigem Reinigen und Trocknen der Röhre. Bei Mine
ralien, in welchen Fluorwasserstoffsäure mit schwächeren 
Basen und zugleich mit Wasser verbunden ist, genügt ein
faches }~rhitzen im Glaskölbchen, um die angeführten Er
scheinungen hervorzurufen. 

140. Um l!~luor, selbst in geringen Mengen in Mineralien 
etc. zu entdecken, bedient man sich des folgenden Verfahrens. 
Man schiebt ein zusammengebogenes Platinblech in das eine 
Ende einer offenen Glasröhre, legt die l~robe, gemengt mit 
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calcinirtem Phosphorsalz (beide Substanzen in fein gepul
vertem Zustande) in die Platinrinne, und richtet die Löth
rohrflamme so auf das Gemisch, dass die Verbrennungs
producte durch die Röhre gehen. War in der untersuchten 
Substanz Fluor enthalten, so ist Fluorwasserstoffgas gebildet 
worden, das an dem eigenthümlich stechenden Geruch kennt
lich ist, die Glasröhre ätzt und befeuchtetes Fernambukpapier 
gelb färbt [No. 29]. 

Gold. Das V erhalten der Goldverbindungen auf Kohle 
siehe§ 24.- Verhalten zu unterschwefligsauremN atron § 62.
Bunsen'sche Flammenreactionen § 93. - Uebersicht der wich
tigsten Löthrohrreactionen No. 24 der Tabelle am Schlusse 
des Buches. 

141. Eine Legirung von Gold mit flüchtigen Metallen 
wie Quecksilber, Antimon, Tellur braucht nur auf Kohle mit 
der Oxydationsflamme erhitzt zu werden, um ein an seinen 
äusseren Eigenschaften kenntliches Goldkorn zu geben. Blei 
wird nach dem in § 165 beschriebenen Verfahren durch Ab
treiben entfernt. 

Ein Gehalt an unschmelzbaren Metallen, z. B. Platin, 
Iridium, gibt nach der Cuppellation ein weit weniger schmelz
bares Metallkorn als reines Gold. Derartige Beimischungen 
können nur auf nassem Wege erkannt werden. 

142. Neben Kupfer, dessen Gegenwart durch Phos
phorsalz leicht festzustellen ist, wird Gold in der Weise nach
gewiesen, dass man die Legirung, z. B. eine Goldmünze, in 
geschmolzenem Probirblei löst und die Masse dann auf 
Knochenasche abtreibt. Hierdurch wird Kupfer beseitigt. 
Enthielt die Legirung auch Silber, so behandelt man das 
zurückbleibende Metallkorn mit Phosphorsalz auf Kohle (Oxy
dationsflamme ). Das Silber wird allmälig oxydirt und vom 
Glase aufgenommen; letzteres bekommt dadurch beim Er
kalten ein opalartiges Ansehen. Um die l'elativen Gewichts-



94 Specielle Nachweisung. 

mengen der beiden Metalle annähernd zu bestimmen, bringt 
man die Metallkugel in ein Salpetersäure enthaltendes Por
cellanschälchen und erwärmt. Enthält die Legirung bis zu 
25 Procent Gold, so wird sie schwarz; das Silber löst sich 
nach und nach auf und das Gold bleibt als schwarze oder 
braune schwammige Masse zurück. Ist in der Legirung 
mehr als 25 Procent Gold enthalten, so wird das Metall
kügelchen zwar ebenfalls schwarz, Silber aber nicht aufge
löst. Bei ungefähr gleichen Proportionen beider Metalle 
findet gar keine Veränderung Statt. U eberwiegt der Gold
gehalt erheblich, so gibt sich dieses schon durch die gelbe 
Farbe der Legirung kund. 

143. Jod. Das Verhalten des Jods zu saurem schwefel
sauren Kali, siehe § 64, ist sehr charakteristisch. 

Einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle zugesetzt, 
f"arben Jodverbindungen die äussere Flanune rein grün [No. 32]. 

Die Jodverbindungen des Silbers und der Alkalien 
lassen sich in Gegenwart von anderen Halogenen an dem 
schönen rothen Beschlag erkennen, den sie auf Kohle her
vorbringen, wenn man sie mit Schwefelwismuth, das durch 
Schmelzen von Wismuth mit Schwefelblumen erhalten wird, 
in der Löthrohrflamme erhitzt (Goldschmidt). 

144. Kalium. An der Flammenfärbung ist Kalium 
am besten zu entdecken (vergl. § 49). Eine andere Reaction 
besteht darin, dass eine im Oxydationsfeuer dargestellte 
braune nickeloxydulhaltige Boraxperle durch Kalisalze violett 
gefärbt wird. Beimischungen von Natron oder Lithion 
stören nicht, dagegen darf Kali weder in sehr geringer 
Menge enthalten noch das Nickeloxydul durch Kobalt ver
unreinigt sein. 

145. Kieselsäure. Die Reactionen der Kieselsäure 
siehe No. 15 der Tabelle am Schluss des Buches. 

Bringt man Silicate in eine Phosphorsalzperle, so zer-
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setzen sie sich in der Weise, dass die Basen sich mit der 
freien Phosphorsäure zu einem durchsichtigen Glase ver
einigen, in welchem die Kieselsäure als schwammige Masse 
(Kieselskelett) schwimmt. Die Perle ist sorgfaltig zu be
obachten so lange sie noch heiss ist, weil viele Silicate ein 
Glas bilden, das unter der Abkühlung opalisirt oder trübe 
wird. Das Kieselskelett besteht aus Aggregaten von Kry
ställchen, welche sich durch ihre Kleinheit der mikrosko
pischen Bestimmung entziehen. Nach in grösserem Mass
stabe angestellten V ersuchen besitzen sie die Krystallform 
des Tridymits [No. 57]. 

Kobalt. Das Verhalten der Kobaltverbindungen zu 
Flussmitteln siehe § 40. - V erhalten zu unterschwefligsaurem 
Natron§ 62.- Bunsen'sche Flammeureaction § 87.- Ueber
sicht der wichtigsten Löthrohrreactionen No. 27 der Tabelle 
am Schlusse des Buches. 

146. Bei Untersuchungen von Metallverbindungen auf 
Kobalt empfiehlt es sich, die Substanz fein zerrieben auf 
Kohle zu bringen und zunächst Arsen und Schwefel durch 
Rösten zu entfernen. Hierbei beschlagen Blei und Wismuth, 
wenn vorhanden, die Kohle. Der Rückstand wird mit Borax 
versetzt und im Oxydationsfeuer erhitzt. Bildet sich ein 
Glas1 das nicht rein blau ist, so deutet dies auf einen Eisen
gehalt (siehe § 132). In dem Fall entfernt man das Glas vom 
Korn und fügt so lange neue Quantitäten Borax hinzu, bis eine 
rein blaue Farbe zum Vorschein kommt. Nickel und Kupfer 
werden vom Flussmittel erst aufgenommen, wenn die vor
handene Menge Kobalt oxydirt ist. Will man die Unter
suchung auf jene Metalle ausdehnen, so trennt man das blaue 
Glas abermals vom Korn und schmilzt es von N euem mit 
Borax (Oxydationsflamme) zusammen, bis die Perle braun 
von Nickeloxydul wird. Nachdem auch dieses Glas wieder 
entfernt ist, fUgt man Phosphorsalz hinzu und erhitzt oxydirend, 
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um bei Anwesenheit von Kupfer eine grüne Perle zu er
halten, welche beim Erkalten diese Farbe behält und bei 
der Reduction mit Zinn auf Kohle roth und trübe wird. 

147. Man kann das obige Verfahren zur besseren Ab
scheidung von Nickel und Kupfer insofern ändern, dass man 
die mit Borax versetzte Substanz mit Probirblei in der 
Reductionsflamme behandelt. Nickel und Kupfer werden 
vom Bleikorn aufgenommen, und während das Glas am Pla
tindraht auf Kobalt geprüft werden kann, behandelt man 
das Metallkorn mit Phosphorsalz (Oxydationsflamme) und 
bekommt, wenn Nickel und Kupfer anwesend sind, eine 
grüne (kalt) Perle. Nickel allein bringt eine gelbe, Kupfer 
allein eine blaue Perle hervor, welch' letztere, auf Kohle 
mit Zinn reducirt, roth und trübe wird. 

Kupfer. Das V erhalten der Kupferverbindungen auf 
Kohle siehe § 24. - V erhalten zu Flussmitteln § 40. -
Flammenfärbung § 55. - V erhalten zu unterschwefligsaurem 
Natron § 62. - Bunsen'sche Flammenreactionen § 95. -
Uebersicht der wichtigsten Löthrohrreactionen No. 28 der 
Tabelle am Schlusse des Buches. 

148. Kupfer ist leicht erkennbar an den braunen Borax
und rothen Phosphorsalzgläsern, in welche die in der 
Oxydationsflamme geblasenen Perlen sich beim reducirenden 
Erhitzen mit Zinn auf Kohle verwandeln. Durch wieder
hoHes Oxydiren und Reduciren der Boraxperle wird das 
Glas rubinroth, besonders wenn man die reducirte Perle einer 
langsamen Oxydation überlässt. 

149. Um einen geringen Kupfergehalt in Metallver
bindungen aufzufinden, glüht man die Probe [No. 24, 82 
oder 81] zur Austreibung flüchtiger Bestandtheile auf Kohle 
im Oxydationsfeuer, setzt dann Borsäure, welche zuvor zu 
einer Perle geschmolzen wurde, hinzu und bedeckt das Ganze 
mit einer recht grossen Reductionsflamme. Sobald das Korn 
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eine metallglänzende Oberfläche annimmt, verändert man die 
Flamme in eine spitze Oxydationsflamme, welche nur das 
Glas berührt, ohne das Metall zu streifen. Durch diesen 

Process werden Blei, Eisen, Kobalt, theilweise Nickel und 
ferner die beim Rösten nicht gänzlich abgetriebenen flüch
tigen Elemente, wie Wismuth, Antimon, Zink in Oxyde 

verwandelt und entweder verflüchtigt oder von der Borsäure 
aufgenommen. Das zurückbleibende Körnchen wird darauf 
von der Borsäure getrennt, auf Kohle mit Hilfe der Oxy
dationsflamme in Phosphorsalz gelöst und mit Zinn in der 
Reductionsflamme behandelt. 

150. Um Kupfer in Verbindungen zu erkennen, welche 
viel Nickel, Kobalt, Eisen und Arsen enthalten, be
handelt man zunächst die P.robe mit Borax auf Kohle in 
der Reductionsflamme, um den grössten Theil des Eisens 

und Kobalts zu lösen. Man versetzt dann das zurückbleibende 
Metallkorn mit etwas Probirblei und unterwirft es der in 
§ 149 beschriebenen Behandlung mit Borsäure. Arsen wird 
verflüchtigt und der Rest von Eisen, Kobalt sowie ein Theil 

des Nickelgehalts von der Borsäure aufgenommen. Man 
trennt dann das Korn vom Glase, löst es in Fhosphorsalz 

(Oxydationsflamme) und erkennt Kupfer an dem heiss dunkel
grünen, kalt hellgrünen Glase; letzteres eine Mischfarbe der 
gelben Nickel- und blauen Kupferperle [No. 78]. 

Um Kupfer neben Zinn nachzuweisen siehe § 178. 
151. Ist KupferanS eh wefel gebunden, so röstet mau die 

Probe auf Kohle und untersucht mit Phosphorsalz. Erhält 
mau in Folge eines hinderlichen Antimon- oder Wismuthge
halts eine graue oder schwarze Perle, so bleibt nichts übrig, 
als die Probe nach dem Rösten mit Soda, Borax und Probir
blei aufKohle (Reductionsflamme) zu schmelzen, das sich aus
scheidende Metallkorn zur Vertreibung von Antimon tüchtig 

zu glühen und dann Borsäure nach§ 149 anzuwenden [No. 72]. 
7 
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152. Kupferhaltige Mineralien färben die nicht leuch
tende Farbe grün oder, wenn das Metall an Chlor gebunden 
ist, azurblau. Tritt die Reaction nicht von selbst cin, so 
kann man sie hiiufig dadurch hervorrufen, dass man die 
gepulverte Pro"be mit einem Tropfen concentrirter Salzsäure 
befeuchtet, zur Trackniss verdampft und das Pulver mit 
Wasser :~;um Teige mengt, der dann im Platinöhr in die 
Flamme gebracht wird [No. 69]. Dies Verfahren empfiehlt 
sich auch für die Untersuchung von Schlacken, deren Kupfer
gehalt in Folge des Vorwiegens von Silicaten der Erden 
und schwer reducirbaren Metalloxyden durch die Flussmittel 
nicht erkennbar ist. 

Lithium. Die Reaction des Lithiums und seiner V er
bindungen siehe § 51 (Flammenfarbung) und No. 3 der Tabelle 
am Schluss des Buches. 

158. Silicate, welche nur geringe Mengen Lithium 
enthalten, werden mit einem Gemisch von 1 'rhl. Flussspath 
und 2 Theilen reinem Gyps, unter Zufügung einiger Tropfen 
Wasser, zu einem Teig geformt, ins Platinöhr gestrichen und 
auf Flammenfärbung untersucht [No. 63]. Enthält das Silicat 
gleichzeitig Borsäure, wie dies beim Turmalin der Fall ist, 
so erhält man erst eine grüne und dann eine rothe Flamme. 

Ein Gehalt an Phosphorsäure, welcher z. B. in Triphylin 
vorkommt, bringt neben der rothen Färbung gleichzeitig eine 
grüne hervor, namentlich nach Befeuchten mit Schwefelsäure. 

Um Lithium neben Natrium zu erkennen, kann man auch 
die mit Salzsäure befeuchtete Probe in geschmolzenes Wachs 
('ralg etc.) tauchen und in die nicht leuchtende }~lamme 

halten, man bekommt dann augenblicklich eine carminrothe 
Flamme. 

Xa.nga.n. Das V erhalten der Manganverbindungen zu 
den Flussmitteln siehe § 40. - Verhalten zu Soda § 59. -
V erhalten zu unterschwefligsaurem Natron § 62.- Bunsen'sche 
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Flammenreactionen § 102. Uebersicht der wichtigsten Löth
rohrreactionen No. 30 der Tabelle am Schluss des Buches. 

1.54. Bringt man eine in der Oxydationsfiamme ge
blasene manganhaltige Perle, so lange sie noch heiss ist, 
mit einem Krystall von Salpeter oder chlorsaurem Kali zu
sammen oder stösst ein solches Glas ab in ein Porcellan
schälchen, dessen Boden mit dem Pulver dieser Reagentien 
bedeckt ist, so erhält man eine violette, schaumartige, aus 
übermangansaurem Kali bestehende Masse. 

155. Um die geringste Menge Mangan in irgend 
welcher Verbindung nachzuweisen, schmilzt man die Probe 
[No. 62 oder 80] mit 2 bis 3 Theilen Soda, besser noch 
mit einem Gemisch von 2 Thl. Soda und 1 Thl. Salpeter, 
auf Platindraht oder Platinblech in der Oxydationsfiamme 
zusammen. Es bildet sich mangansaures Kali, das heiss grün 
und klar, kalt bläulichgrün und trübe ist. 

Um Mangan im Metallverbindungen oder Hüttenpro
ducten aufzufinden, löst man die Probe in Salpetersäure, ver
dampft die Lösung zur Trockniss und behandelt den geglühten 
Rückstand mit Soda wie oben angegeben. 

Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Kieselsäure und 
Kobalt verhindert die Bildung einer blauen Masse die Er
kennung der grünen Schmelze. In diesem äusserst seltenen 
Falle muss die Substanz auf nassem Wege von der Kiesel
säure befreit werden. Ein Chromgehalt ändert die Farbe 
der Schmelze in Gelblichgrün. 

Molybdän. Das V erhalten der Molybdänverbindungen 
auf Kohle siehe § 38. - Verhalten zu Flussmitteln § 40. -
Flammenfärbung § 47.- Verhalten zu unterschwefligsaurem 
Natron § 62. - V erhalten zu Zink in Gegenwart von Salz
säure § 63. - Bunsen'sche Flammenreactionen § 97. - U eber
sieht der wichtigsten Löthrohrreactionen No. 31 der Tabelle 
am Schluss des Buches. 

7* 
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156. Geringe Mengen Molybdänsäure lassen sich auf 
folgende Weise schnell entdecken: Man tupft etwas concen
trirte Schwefelsäure auf ein muldenf'örmig. gebogenes Platin
blech, bringt eine kleine Menge der zerriebenen Substanz 
in die Schwefelsäure, erhitzt bis zu lebhaftem Dampfen, 
lässt erkalten und haucht wiederholt auf das Platinblech. 
Waren nach dem Erkalten nur einzelne blaue Stellen be
merkbar, so tritt nach dem Anhauchen eine intensive Blau
färbung der Schwefelsäure ein. Die Reaction gelingt noch 
besser, wenn man statt des Anhaueheus etwas Alkohol zu
fügt; es entsteht dann entweder sofort oder nach dem Ab
brennen des Alkohols die charakteristische blaue Farbe (voh 
Kobell). 

Nickel. Das V erhalten der Nickelverbindungen zu 
Flussmitteln siehe § 40. -V erhalten zu unterschwefligsaurem 
Natron § 62. - Bunsen'sche Flammenreactionen § 86. -
U ebersieht der wichtigsten I~öthrohrreactionen No. 32 der 
'l'abelle am Schluss des Buches. 

157. Hat man eine schmelzbare Metallverbindung, 
die auf Nickel geprüft werden soll, so behandelt man sie 
auf Kohle mit Borax in der Reductionsflamme, wobei Eisen, 
Kobalt etc. vom Glase aufgenommen werden (Ausmittelung 
nach § 146), während die Metalle, deren Oxyde sich leicht 
reduciren, zurückbleiben. Diese Operation wird so lange 
wiederholt, bis das Glas ungefärbt bleibt. Wird dann das 
übriggebliebene Körnchen mit Phosphorsalz in der Oxyda
tionsflamme geschmolzen, so kommt entweder eine rein gelbe 
von Nickel, oder eine gelbgrüne von Nickel und Kupfer her
rührende Farbe zum V orsehein. Im letzteren Falle redueirt man 
das Glas auf Kohle mit Zinn, um Kupfer zu eonstatiren. Anti
mon und Wismuth, welehe diese Reaction durch Sehwarzfärben 
der Perle verhindern, müssen durch Rösten der Substanz vor 
Zusatz von Flussmitteln ausgetrieben werden [No. 78]. 
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In Arsen- und Schwefelverbindungen wird Nickel auf 
die bei Kobalt angegebene Weise ermittelt (vergl. § 147). 

158. Um geringe Mengen Nickel neben Ko halt nach
zuweisen, verf'ährt man folgendermassen: Man löst eine nicht 
zu kleine Menge der Substanz in Borax am Platindraht, 
stösst die dunkelgefärbte Perle ab und behandelt sie mit 
einem kleinen Goldkörnchen reducirend auf Kohle. Nach 
<lern Erkalten trennt man durch einen Schlag mit dem Hammer 
das Goldkorn von der Schlacke und schmilzt es mit Phos
phorsalz in der Oxydationsflamme zusammen. Das Glas 
wird von dem leichter löslichen Kobaltoxydul im Anfang 
blau und muss so lange mit neuen Quantitäten Phosphorsalz 
versetzt werden, bis die Farbe zunächst in Grün, dann in 
Gelb übergeht. Das Gold wird durch Abtreiben mit Blei auf 
Knochenasche und Schmelzert mit Borsäure aufKohle gereinigt. 

Phosphorsäure. Die Flammenfärbung, welche Phos
phorsäure hervorbringt siehe § 45. - Bunsen'sche Flammen
reactionen § 105. 

159. Man bringt die zerriebene Substanz in ein aus
gezogenes, unten zugeschmolzenes Glasröhrchen, setzt ein 
5 mm langes Stückehen Magnesiumdraht (oder ein Stück
ehen Natrium) hinzu, das von der Probe ganz umgeben 
sein muss, und erhitzt. Unter Feuererscheinung bildet sich 
Phosphormagnesium (Phosphornatrium). Zerdrückt man die 
Röhre und befeuchtet den Inhalt mit Wasser, so tritt der 
charakteristische Geruch des Phosphorwasserstoffes hervor. 

Enthält die Probe weder Schwefel, Arsen noch ein durch 
Eisen reducirbares Metall, so kann man die phosphorsauren 
Salze auch daran erkennen, dass sie am Platindraht beim Zu
sammenschmelzen mit Borsäure und einem kleinen Stück Eisen
draht eine glänzende Kugel von Phosphoreisen geben, die durch 
einen leichten Hammerschlag vom Glase getrennt werden kann 
und die Eigenschaft besitzt, dem Magnet zufolgen [No. 64]. 
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Quecksilber. Das Verhalten der Quecksilberverbin
dungen in der an einem Ende zugeschmolzenen Glasröhre 
siehe§ 11 und 12.- Verhalten in der offenen Röhre§ 17.
Verhalten zu 1mterschwefligsaurem Natron § 62. - Bunsen
sche Flammeureaction § 79.- Vergl. auch No. 37 der Tabelle 
am Schluss des Buches. 

160. Amalgame geben beim Erhitzen in der an einem 
Ende zugeschmolzenen l~öhre ein Sublimat von metallischem 
Quecksilber in Gestalt kleiner, am besten unter der Loupe 
sichtbarer Kugeln [No. 44]. 

In Verbindung mit Schwefel [No. 77], Chlor [No. 42], 
Jod oder Sauerstoffsäuren wird die Probe mit trockener 
Soda versetzt. Die Säuren oder Salzbilder werden von der 
Soda zurückgehalten, während Quecksilber sublimirt. 

Ist die Menge Quecksilber so gering, dass das Sublimat 
nicht deutlich zu sehen ist, so wiederholt man den V ersuch, 
indem man das mit Blattgold umwickelte Ende eines Eisen
drahts in die Röhre bis nahe an die Probe schiebt. Die geringste 
Menge Quecksilber reicht hin, das Gold weiss zu färben. 

161. Salpetersäure. Beim Erhitzen der völlig trockenen 
Substanz [No. 36] im Glaskölbchen mit saurem schwefel
sauren Kali entstehen rothbraune Dämpfe von salpetriger 
Säure. Schiebt man in den, zu diesem Zwecke ziemlich 
langen Hals des Kölbchens einen mit einer Lösung von 
Eisenvitriol getränkten Papierstreifen, so färbt sich dieser 
bei Anwesenheit von Salpetersäure gelb bis braun. 

Da Chlor eine ähnliche Reaction bewirkt, so ist, wenn 
Chlorverbindungen zugegen sind, statt des sauren schwefel
sauren Kalis, Bleiglätte, die frei von Bleisuperoxyd sein 
muss, anzuwenden. Dieselbe absorbirt Anfangs die Salpeter
säure, gibt sie aber bei höherer Temperatur wieder ab. 

Schwefel. Das V erhalten des in Sulfiden enthaltenen 
Schwefels in der an einem Ende zugeschmolzenen Röhre 
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siehe § 11. -Verhalten in der offenen Röhre § 14.- Ver
halten auf Kohle § 21. - Bei Untersuchungen auf Schwefel 
darf die Substanz wegen des häufig grossen Schwefelgehaltes 
des Steinkohlengases nie mit einer Gasflamme behandelt werden. 

162. Eine ebenso empfindliche wie leicht ausfuhrbare 
Reaction auf Schwefel in irgendwelcher Verbindung besteht 
darin, die zerriebene Probe [No. 28] mit reiner Soda oder 
besser noch, um das Einziehen in die Kohle zu vermeiden, 
mit einem Gemisch von 2 Thl. Soda und 1 Thl. Borax auf 
Kohle reducirend zu schmelzen. Die geschmolzene Masse 
wird· V(}n der Kohle genommen, gepulvert und dann auf 
Silberblech oder eine blanke Silbermünze gebracht und mit 
einem Tropfen Wasser befeuchtet. Enthält der untersuchte 
Körper Schwefel, so bildet sich ein scltwarzer Fleck von 
Schwefelsilber. Da Selel). und Tellur sich ebenso verhalten, 
muss man sich von deren Abwesenheit überzeugen. 

Schmilzt man eine schwefelhaltige Substanz mit Soda 
reducirend zusammen, befeuchtet auf einem Uhrglas die 
Schmelze mit Wasser und setzt Nitroprussidnatrium hinzu, 
so f'arbt sich die Flüssigkeit prachtvoll purpurroth. 

Eine verdünnte Lösung von molybdänsaurem Ammoniak, 
mit Salzsäure im Ueberschuss versetzt, wird durch Schwefel
wasserstoff oder lösliche Sulfide schön blau. 

Salzsäure oder Schwefelsäure entwickeln aus Schwefel
metallen Schwefelwasserstoff, welcher am Geruch und an 
der Schwärzung eines mit Bleizuckerlösung getränkten Papier
streifens zu erkennen ist. 

168. Um zu entscheiden, ob eine beobachtete Schwefel
reaction von einem Sulfid oder von einer Schwefelsauren 
Verbindung herrührt, erhitzt man die Substanz in der Oxyda
tionsflamme, wobei nur Schwefelmetalle die stechend riechende 
schweflige Säure entwickeln. Eine andere Methode ist fol
gende: Man schmilzt die fein zerriebene Substanz [No. 75] 
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im Platinlöffel mit Aetzkali zusammen und stellt den Löffel 
mit dem Inhalt in ein Gefäss mit Wasser, in welchem sich 
auch ein Stück Silberblech befindet. Bleibt das Silber voll
kommen blank, so war eine schwefelsaure Verbindung zu
gegen, iarbt es sich schwarz, ein SchwefelmetalL Substanzen, 
welche reducirend wirken können, dürfen selbstverständlich 
nicht vorhanden sein. 

161-. Selen. Das Verhalten der Selenverbindungen in 
der an einem Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 11. -
Verhalten in der offenen Röhre § 19. - V erhalten auf 
Kohle § 36. - V erhalten zu Soda § 60. - Bunsen'sche 
Flammenreactionen § 75. 

In nichtflüchtigen Verbindungen , welche das in § 11 
erwähnte rothe Sublimat nicht geben, entdeckt man dieses 
Element leicht an dem Geruch nach faulem Rettig, welcl1en 
die Substanz [No. 83] beim oxydirenden Erhitzen auf Kohle 
entwickelt; bei grossem Selengehalt bildet sich hierbei auch 
ein Beschlag (vergl § 36). Selensaure oder selenigsaure Salze 
werden auf Kohle mit Soda reducirt, wobei dann gleichfalls 
der eigenthümliche Geruch bemerkbar wird. 

Silber. Das Verhalten der Silberverbindungen auf Kohle 
siehe § 29. Verhalten zu unterschwefligsaurem Natron § 62. 
Bunsen'sche Flammenreactionen § 94. - Uebersicht der 
wichtigsten Löthrohrreactionen No. 40 der Tabelle am Schluss 
des Buches. 

165. Silber in Verbindung mit flüchtigen Metallen 
(Wismuth, Blei, Zinn, Antimon) glüht man stark auf Kohle, 
wo nach Verdampfung dieser Metalle ein Silberkorn, um
geben von einem röthli'lhen Beschlag, zurückbleibt. Ein 
grosser Blei- oder Wismuthgehalt wird am besten durch 
Cupellation entfernt. Diese Operation wird auf folgende 
Weise ausgeidhrt: Fein gepulverte Knochenkohle, mit einer 
geringen Menge Soda versetzt, wird mit Wasser zu einem 
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steifen Teig gemengt, und dieser in ein in die Kohle ge
bohrtes Loch gebracht. Man glättet die Füllung, gibt ihr 
durch Druck mit dem Stössel des Achatmörsers eine concave 
Oberfläche und trocknet die Masse durch gelhides Erhitzen. 
Auf diese kleine Capelle legt man dann die Substanz und 
glüht sie so lange, bis alles Blei und Wismuth oxydirt oder 
von der Capelle absorbirt ist. Das Silber oder, wenn auch 
Gold vorhanden, die Legirung bleibt als glänzendes Metall
korn zurück [No. 48]. 

166. In Legirungen mit Kupfer, Nickel und anderen 
oxydirbaren, nicht flüchtigen Metallen ermittelt man Silber 
durch Behandlung mit Borax oder Phosphorsalz in der 
Oxydationsflamme. Silber bleibt zurück, während die übrigen, 
in Oxyde ühergefdhrten Metalle vom }'lussmittel aufge
nommen werden. Ist indess der Silbergehalt den übrigen 
MetaUen gegenüber ein sehr kleiner, so ist folgendes für 
alle Silber- oder Silber- und Goldproben empfehlenswerthe 
V erfahren von grösserer Zuverlässigkeit. 

167. Die Substanz [No. 82] wird pulverisirt und mit 
zerstossenem Boraxglase und Probirblei auf Kohle in ein 
cylindrisches Griibchen gebracht. Auf 1 Tb. Probe nimmt 
man etwa 1 Tb. Boraxglas und 5-10 Tb. Probirblei, je 
nach geringerem oder grösserem Gehalt an nichtflüchtigen 
Metallen. Auf dies Gemenge lässt man eine kräftige Re
ductionsflamme wirken, bis die Metalle sich zu einem Korn 
vereinigt haben und die Schlacke keine Metallkügelchen 
mehr enthält. Dann wird die Flamme in eine oxydirende 
verwandelt und hauptsächlich auf das Korn gerichtet. Schwefel, 
Arsen, Antimon und andere flüchtige Metalle werden ver
dampft, während Eisen, Zinn und Kobalt, sowie etwas Kupfer 
und Nickel absorbirt und vom Flussmittel aufgenommen 
werden. Silber, Gold und der grössere 'l'heil des Kupfers 
und Nickels bleiben mit dem Blei und dem etwa vorhandenen 
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Wismuth zurück. Sobald die flüchtigen Bestandtheile gänz
lich entfernt sind, beginnt das Blei sich zu oxydiren und 
eine rotirende Bewegung anzunehmen. Man unterbricht bei 
diesem Stadium das Blasen, lässt die Probe vollständig er
kalten und trennt das Bleikorn vom Glase durch einen 
leichten Schlag mit dem Hammer. Man legt darauf das 
Korn auf eine Oapelle von Knochenkohle und setzt es so 
lange der Oxydationsflamme aus, bis von N enem eine Rotation 
eintritt. Bei grossem Kupfer- oder Nickelgehalt überzieht 
sich das Korn mit einer dicken, unschmelzbaren Kruste, 
welche, da sie die gewünschte Oxydation verhindert, einen 
neuen geringen Zusatz von Probirblei erfordert. Man setzt 
dann das Erhitzen so lange fort, bis alles Blei, KuiJfer, 
Nickel u. s. w. oxydirt ist. Dies erkennt man bei geringem 
Silbergehalt an dem Aufhören der rotirenden Bewegung, 
bei grösserem an den Regenbogenfarben, mit welchen sich 
das Metallkügelchen überzieht. Nach einigen Minuten be
kommt das Korn das Ansehen von reinem Silber. Die Oxyde 
von Blei, Kupfer u. s. w. werden von der Knochenkohle 
absorbirt und reines Silber oder eine Legirung des Silbers 
mit anderen edlen Metallen bleibt zurück. Auf Gold prüft 
man nach § 142. 

Chlorsilber lässt sich auf Kohle mit Soda reduciren. 
Tellur. Das Verhalten der Tellurverbindungen in der 

an einem Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 11. - Ver
halten in der offenen Röhre § 18. - Verhalten auf Kohle 
§ 37. - Bunsen'sche l!~lammenreactionen § 74. -Vergleiche 
auch No. 42 der 'l'abelle am Schluss des Buches. 

168. Blei und Wismuth, welche auf Kohle die Er
kennung des Tellurs erschweren, lassen sich durch verglaste 
Borsäure (Reductionsflamme), welche diese Metalle aufnimmt, 
ohne die Beschlagbildung des 'l'ellurs zu verhindern, un
schädlich machen. Verschwindet der Beschlag in der Reduc-
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tionsflamme nicht mit grüner, sondern blaugrüner Farbe, so 
ist auch Selen vorhanden, welches durch den Geruch leicht 
erkennbar ist. 

Schmilzt man eine zerriebene Tellurverbindung mit Soda 
und etwas Kohlenpulver in einem Kölbchen zusammen und 
fügt nach dem Erkalten heisses Wasser hinzu, so erhält man 
eine purpurrothe Lösung von 'l'ellurnatrium. 

Uebergiesst man 'l'ellurverbindungen im Kölbchen mit 
Schwefelsäure, so löst sich bei sehr gelindem Erwärmen 
'l'ellur ohne Oxydation mit intensiv carminrother Farbe. 
Wasser schlägt aus der Lösung 'l'ellur als schwarzgraues 
Pulver wieder nieder [No. 84]. 

Titan. Das Verhalten der 'l'itanverbindungen zu Fluss
mitteln siehe § 40. - Verhalten zu Soda § 58. - Verhalten 
zu Zink in Gegenwart von Salzsäure § 63. - Bunsen'sche 
Flammenreactionen § 99. - Uebersicht der wichtigsten Löth
rohrreactionen No. 44 der Tabelle am Schluss des Buches. 

169. Bildet Titansäure den Hauptbestandtheil eines 
Minerals, so ist sie an dem V erhalten zu den Glasflüssen 
leicht zu erkennen. Ist aber gleichzeitig Eisen vorhanden, 
so erhält man mit Phosphorsalz im Oxyda1ionsfeuer die Eisen
farbe, im Reductionsfeuer eine blutrothe l'erle, die mit Zinn 
auf Kohle violett wird. 

Zusammengesetzte Substanzen, über deren Titangehalt 
die Behandlung mit Flussmitteln keinen Aufschluss gewährt, 
prüft man auf folgende Weise: Man schmilzt die Substanz 
mit der sechs- bis achtfachen Menge sauren schwefelsauren 
Kalis in einem Platinlöffel, löst die Masse in Wasser, filtrirt 
und erhitzt, nach Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure, zum 
Sieden. Es entsteht ein weisser Niederschlag von Titansäure 
der mit Phosphorsalz weiter untersucht werden kann [No. 61]. 

Schmilzt man Titansäure mit Aetzkali, zieht die Schmelze 
mit Wasser aus, setzt Salzsäure im U eberschuss hinzu und 
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dampft nach Hinzufügung eines Stückehen Stanniols ein, so 

nimmt die Flüssigkeit eine violette Farbe an, welche auf 
Zusatz von Wasser in eine rosenrothe übergeht. 

Recht charakteristisch f'ür Titan sind die Krystalle, 
welche Titansäure in den Glasflüssen erzeugt. Bringt man 
nach G. Rose, eine in der inneren Flamme geblasene titan

haltige, violette, durchsichtige Phosphorsalzperle, in die äussere 
]!~lamme, nahe der blauen Spitze, so wird sie bei nicht zu 

grosser Sättigung wieder wasserhell, an der nicht leuchten
dlln I!'lammenspitze dagegen bei schwächerer Sättigung opa
lisirend, bei stärkerer sogleich schneeweis und undurchsichtig. 
Bringt man die trübe Perle an die blaue Flammenspitze 
zurück, so wird sie wieder klar und in der inneren Flamme 
violett. In der heiss flachgedrückten opalisirenden Perle 

lassen sich bei etwa 140facher Vergrösserung gut ausge
bildete, theilweise zu Gruppen vereinigte glänzende und durch

sichtige, honiggelbe Krystalle, welche nach Knop dem rhom
bischen System angehören und aus phosphorsaurer Titan
säure bestehen, erkennen. 

Mit Borax gibt die Titansäure bei Schmelzen der Perle 

auf Kohle in der inneren Flamme ein gelblichbraunes und 
bei starker Sättigung ein hell- bis dunkelblaues Glas. Aus 
diesem blaugef'arbten Glase scheiden sich beim Erkalten, 
ohne dass es seine Durchsichtigkeit verliert, Krystalle von 
Rutil aus, welche die Form langer quadratischer Prismen 

mit abgestumpften Seitenkanten haben, an den Enden auf 
verschiedene Weise begrenzt und zum Theil zu knieförmigen 
Zwillingen, zum Theil zu Büsehein verwachsen sind. Mit 

einer Mischung von Borax und Phosphorsalz werden diese 

Krystalle besonders regelmässig gebildet erhalten. 
Uran. Das Verhalten der Uranverbindungen zu Fluss

mitteln siehe § 40. - V erhalten zu unterschwefligsaurem Na
tron § 62. -Bunsen'sche Flammenreactionen § 103.- Ueber-
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sieht der Löthrohrreactionen No. 45 der 'l'abelle am Schluss 
des Buches. 

170. In Verbindungen, welche keine anderen färbenden 
Bestandtheile enthalten als Uran, lässt sich dies Metall durch 
das Verhalten in der Phosphorsalzperle sowie durch die 
übrigen in No. 45 der 'l'abelle angegebenen Reactionen er
kennen. Neben Eisen lässt sich Uran nicht durch die Fluss
mittel nachweisen; in diesem Fall muss man zur Erkennung 
der beiden Metalle das in § 137 beschriebene Verfahren in An
wendung bringen. 

Neben Kupferoxyd bringt Uran, in gleichem Masse 
wie Eisen, in der Oxydationsflamme grtine Perlen hervor. 
Um in solchem .Fall Uran nachzuweisen, behandelt man die 
Substanz mit Soda, Borax und einem Silberkorn auf Kohle 
in der Reductionsflamme, bis alles Kupfer reducirt und vom 
Silber aufgenommen ist. Die Schlacke wird in Salpetersäure 
gelöst, die Lösung mit kohlensaurem Ammoniak versetzt und 
dann nach § 137 weiter untersucht. 

Vanadin. Das Verhalten der Vanadinverbindungen zu 
Fblssmitteln siehe § 40. - V erhalten zu Soda § 58. - Ver
halten zu Zink in Gegenwart von Salzsäure § 63. - Runsen
sehe Flammenreactionen § 101. - Uebersicht der wichtigsten 
Löthrohrreactionen No. 46 der Tabelle am Schluss des Buches. 

171. Schliesst man Vanadinverbindungen mit Soda und 
Salpeter in der Platinspirale auf, zieht die gelbe Schmelze 
mit Wasser aus und säuert mit Essigsäure an, so entsteht 
auf Zusatz von salpetersaurem Silberoxyd ein gelber Nieder
schlag. 

Beim Eindampfen der Schmelze mit Königswasser er
hält man eine gelbe oder gelbbraune Lösung, die auf Zusatz 
von Zinnchlortir blau wird [No. 85]. 

Wird die beim Aufschliessen erhaltene Lösung ange
säuert und mit Wasserstoffsuperoxyd geschlittelt, so f'ärbt sie 
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sich roth und behält auch diese Farbe, wenn Aether zugefügt 
wird; letzterer bleibt ungefarbt. 

Wismuth. Das V erhalten der Wismuthverbindungen 
in der an einem Ende zugeschmolzenen Uöhre siehe § 12. 
V erhalten in der offenen Uöhre § 17. - V erhalten auf 
Kohle§ 26. - Verhalten zu unterschwefligsaurem Natron§ 62. 
- Bunsen'sche Flammenreactionen § 78. - Uebersicht der 
wichtigsten Löthrohrreactionen No. 47 der Tabelle am Schluss 
des Buches. 

172. In den Metallverbindungen, wie sie natürlich vor
kommen oder als Hüttenproducte erhalten werden, lässt sich 
Wismuth am Beschlage erkennen. An Schwefel gebunden 
bildet sich um den gelben Beschlag herum noch ein weisser, 
der aus schwefelsaurem Wismuthoxyd besteht. Letzterer 
kann jedoch durch Sodazusatz verhindert werden. 

Um Wismuth neben anderen beschlaggebenden Metallen, 
Antimon ausgenommen, zu erkennen, schabt man den Beschlag 
von der Kohle ab, löst ihn in Phosphorsalz am Platindraht 
(Oxydationsflamme), stösst die Perle ab und reducirt sie auf 
Kohle mit Zinn, wobei Wismuth sich durch Grau- oder 
Schwarzfärben der Perle zu erkennen gibt [No. 46]. Da 
Antimon sich ebenso verhält, muss die Probe, wenn antimon
haltig, zuvor so lange auf Kohle im Oxydationsfeuer erhitzt 
werden, bis alles Antimon verdampft ist. 

Behandelt man nach Ko bell irgend eine Wismuthver
bindung auf einem grossen Stück Kohle mit einem Gemisch 
von gleichen '.rheilen Jodkalium und Schwefel (schwefel
haltige Substanzen nur mit Jodkalium), so entsteht, entfernt 
von der Probe, ein sehr charakteristischer, schön rother Be
schlag. Bleihaltige Substanzen, in derselben Weise behandelt, 
geben einen tiefgelben Beschlag; ihre Anwesenheit beein
trächtigt die Wismuthreaction nicht. 

178. Cornwall hat diese Metlwde zur Erkennung von 
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Wismuth neben Antimon und Blei folgendennassen modifi
cirt: Man versetzt die Substanz mit dem gleichen Volumen 
Schwefel und behandelt das Gemisch in einem tiefen Kohlen
griibchen einige Augenblicke mit der blauen Flamme. Die 
gebildeten geschmolzenen Sulfide werden auf ein flaches 
Stück Kohle gebracht und abwechselnd der Oxydations- und 
Reductionsflamme ausgesetzt, bis die Antimondämpfe anfan
gen aufzuhören, und eine vom Blei blau gefärbte Flamme 
erscheint. Der Rückstand wird pulverisirt und, dem Gewicht 
nach, mit der gleichen Menge eines aus 1 'l'h. Jodkalium 
und 5 Th. Schwefel bestehenden Gemisches versetzt. Das 
Ganze wird dann in einer offenen Röhre von 10-12 cm 
Länge und 10 mm Weite über einer Gas- oder Spiritus
flamme erhitzt. Ein deutliches Sublimat von rothem Wis
muthjodid bildet sich etwa 10 rum über dem gelben Jod
bleisublimat. 

Mit dem Wismuthsublimat ist ein möglicherweise in 
grösserer Entfernung von der Probe entstehendes J odsubli
mat nicht zu verwechseln. 

Wolfram. Das V erhalten der Wolframverbindungen 
zur Flussmitteln siehe § 40. - V erhalten zu Soda § 58. - V er
halten zu Zink in Gegenwart von Salzsäure § 63. - Bunsen
sche Flammenreactionen § 98. - U ebersieht der wichtigsten 
Löthrohn-eactionen No. 48 der Tabelle am Schluss des Buches. 

174. Ein geringer Wolframgehalt wird auf folgendeWeise 
ermittelt: Man schmilzt die Probe mit der fünffachen Menge 
Soda zusammen, zieht die Schmelze mit Wasser aus und fällt 
die Wolframsäure mit Salzsäure in Gestalt eines weissen 
Pulvers. Der Niederschlag wird beim Kochen gelb und ist 
im Ueberschuss der Säure unlöslich (Unterschied von Molybdän
säure), in Ammoniak aber löslich. Die Lösung gibt mit 
Blutlaugensalz, nach Ansäuern, eine tiefbraune Färbung und 
nach einiger Zeit ein Präcipitat von gleicher Farbe, mit sal-
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petersaurem Silberoxyd einen weissen und mit Zinnchlorür 
einen gelben Niederschlag. Säuert man mit Salzsäure an 
und erwärmt, so wird der Niederschlag - was sehr charak
teristisch ist - schön blau. 

Zink. Das Verhalten der Zinkverbindungen in der an 

einem Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 12. - Verhalten 
auf Kohle§ 34.- Verhalten zu Kobaltlösung § 61.- Ver
halten zu unterschwefeligsaurem Natron§ 62. - Bunsen'sche 
l'~lammenreaction § 83. - U ebersieht der wichtigsten Löth
rohrreactionen No. 49 der Tabelle am Schluss des Buches. 

175. Auf Kohle prüft man Substanzen, in denen Zink 
im oxydirten oder geschwefelten Zustande vorhanden ist, für 
sich im Reductionsfeuer; solche, die noch andere Metalloxyde 
enthalten, mit einem Gemisch von 2 'l'h. Soda und 1 1/2 Th. 
Borax. Der sich bildende Beschlag ist sehr charakteristisch, 
da er beim Glühen stark leuchtet, heiss gelb, kalt weiss er
scheint, sich nicht verflüchtigen lässt und bei der Behand
lung mit Kobaltsolution eine grüne Farbe annimmt [No. 10]. 
Es empfiehlt sich die Kohle vorher an der Stelle, wo der 
Beschlag sich absetzen soll, mit der Solution zu befeuchten. 

176. Während das Verhalten zu Kobaltsolution durch 
Blei und Wismuth nicht beeinträchtigt wird, verliert es, wenn 
Zinn und Antimon, welche sich ähnlich verhalten wie Zink, 
vorhanden sind, seine Anwendbarkeit. Zuweilen gelingt es 
zwar, Antimon mit der Oxydationsflamme auszutreiben, in den 
meisten Fällen jedoch muss man darauf verzichten, Zink neben 

den genannten Metallen vor dem Löthrohr zu ermitteln. 
Zinn. Das V erhalten der Zinnverbindungen in der an einem 

Ende zugeschmolzenen Röhre siehe § 12. - Verhalten auf 
Kohle § 28.- Verhalten zu Kobaltlösung § 61.- Verhalten 
zu unterschwefligsaurem Natron§ 62. - Bunsen'sche }~lammen
reactionen § 96. - Uebersicht der wichtigsten Löthrohr
reactionen No. 50 der 'l'abelle am Schluss des Buches. 
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177. Ein Körper, welcher Zinn im oxydirten Zustande 
enthält, wird auf Kohle mit Soda und Borax in der Re
ductionsflamme geschmolzen. Man erhält geschmeidige, leicht 
schmelzbare Körnchen von metallischem Zinn. Trennt man 
dieselben von der Schlacke und bringt sie ins Oxydations
feuer, so überziehen sie sich mit weissem Oxyd, welches sich 
auch in unmittelbarer Nähe der Probe auf der Kohle ab
setzt. Durch Behandlung mit Kobaltsolution fä:tbt sich der 
Beschlag blaugrün. Neben Zink, das im ganzen Verhalten 
eine grosse Aehnlichkeit an den Tag legt, ist Zinn nur auf 
nassem Wege mit Sicherheit zu erkennen. Schwefelver
bindungen werden geröstet und dann wie oben beschrieben 
geprüft. 

178. In Metalllegirungen gibt sich Zinn leicht dadurch 
zu erkennen, dass man selbst bei guter Reductionsflamme 
kein blankes Korn bekommt. 

Legirungen von Kupfer und Zinn (Kanonen-, Glocken
metall und Bronce) untersucht man auf folgende Weise: Man 
schmilzt die Substanz mit einem aus 1 Th. Soda, 1/2 Th. 
Borax und 1/a '.rh. Kieselerde bestehenden ~~lusse so lange 
redncirend, bis das Metallkorn eine rotirende Bewegung an
nimmt. Dann verwandelt man die Plamme in eine oxydirende, 
lenkt sie hauptsäeblich auf das Glas und richtet es so ein, 
dass das Korn auf der einen Seite mit dem Glase, auf der 
anderen mit der Kohle in Berührung kommt. Das Zinn wird 
oxydirt und vom Flussmittel aufgenommen, während das 
Kupfer zurückbleibt. Letzteres wird vom Glase getrennt 
und mit Phosphorsalz weiter geprüft, während die Schlacke 
zerstossen und mit Soda oder Cyankalium auf Kohle reducirt 
wird [No. 49]. 

8 



IV. Capitel. 

Systematische Untersuchung zusammengesetzter 
unorganischer Körper. 

179. Wie bei analytischen Untersuchungen auf nassem 
Wege ist es auch bei der Löthrohranalyse rathsam, einen 
systematischen Gang inne zu halten, sobald man nicht einen 
einzelnen Bestandtheil auffinden, sondern die ganze Zusammen
setzung eines Körpers ermitteln will. Man spart dadurch 
nicht nur Zeit, sondern hat auch eine grössere Gewähr 
dafür, dass kein Stoff übersehen wird. 

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, 
dass bei der Löthrohranalyse eine auf fortgesetzte Trennungen 
gegründete Untersuchungsmethode, wie in der Analyse auf 
nassem Wege gebräuchlich, nicht ausführbar ist. Ausser der 
Abscheidung flüchtiger Stoffe von nichtßüchtigen, sind 'l'ren
nungen schwer zu bewerkstelligen. Ein Gang der Löthrohr
analyse ist daher nicht viel mehr als eine systematische 
Reihenfolge von Gruppen- und Einzelreactionen. Dies be
dingt, dass öfters neue Proben von der zur Untersuchung 
gelangenden Substanz gebraucht werden, worauf durch vor
sichtige Eintheilung derselben Rücksicht zu nehmen ist. 

Im Folgenden werden zwei Analysengänge mitgetheilt, 
von denen der erste sich auf alle durch das Löthrohr auf
findbaren Elemente erstreckt und zugleich specielle Reac
tionen zur Bestätigung der gefundenen Stoffe enthält, während 
der zweite vorwiegend Metallverbindungen berücksichtigt. 
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Systematische Untersuchung zusammengesetzter Körper.*) 

Vorprüfung. 
A. Beim Erhitzen in der einseitig geschlossenen 

Röhre zeigt sich: 

a. Gas- und Dampfbildung. 

Farb· und Geruchloses Gas. 

Wasser: Krystallwasser, Hydrate. 
Sauerstoft': Superoxyde, salpeters., chlors., broms. und 

jodsaure Salze. 
Kohlensäure: viele kohlensaure und oxals. Salze. 
K ohlenoxydgalil: oxals. und ameisens. Salze (letztere 

verkohlen). 
Farbloses, riechendes Gas. 

Schwatilge Säure: U nterschwefels. und einige schwefel
saure Salze. 

Schwefelwasserstoft': Unterschwefligsaure Salze und 
wasserhaltige Sulfide. 

Ammoniak: einige Ammoniaksalze. 

Gefärbtes, riechendes Gas. 
Untersalpetersilure : die meisten salpeters. und sal-

petrigs. Salze. 
Jod (violett): einige Jodmetalle und jodsaure Salze. 
Brom (braun): einige Brommetalle. 
Chlor (grünlichgelb): einige Chlormetalle. 

b. Sublimatbildung. 
Weisses Sublimat. 

Ammoniaksalze. 
Quecksilberchlorllr; sublimirt ohnevorh. zu schmelzen. 
Quecksilberchlorid, schmilzt zuvor. 
Antimonoxyd, schmilztu. sublimirtzuglänzend. Nadeln. 

*) Landauer, Zeitschrift für analytische Chemie, XVI. 385. 
8* 
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b. Sublimatbildung. - Fortsetzung. 

Tellurige Säure, schmilzt u. sublimirt zur amorphen 

Masse. 
Arsenige Säure, sublimirt ohne zn schmelzen zu octae

clrischen Krystallen. 

Schwarzes oder graues Sublimat. 
Arsen: met, Arsen und manche ArHenverbindungen 

(Metallspiegel). 
Queeksilberamalgame, und einige Quecksilber-Ver

bindungen (met. Kügelchen). 

Farbiges Sublimat. 
Schwefel, heiss gelbbraun, kalt gelb. 
Antimonsulftde, heiss schwarz, halt rothgelb. 
Arsensulftde, heiss braunroth, kalt rothgelb. 
Quecksilberjodid, gelb, wird durch Reiben roth. 
Zinnober, schwarz, beim Reiben roth. 
Selen, röthlich bis schwarz, Pulver dnnkelroth. 

c. Farbenwechsel 
Zinkoxyd, von weiss in gelb, kalt weiss. 
Zinnoxyd, von weiss in gelbbraun, kalt hellgelb. 
Bleloxyd, von weiss in braunroth, kalt gelb. 
Wlsmuthoxyd, von weiss in orangegelb, k. citronengelb. 
Quecksilberoxyd, von roth in schwarz , kalt roth 

(flüchtig). 
Elsenoxyd, vonrothin schwarz, kaltroth (nichtflilchtig). 
Quecksilberjodid, von roth in gelb, kalt roth. 
Hydrate, der Kobalt-, Nickel-, Eisen- und Kupfersalze. 

d. Schmelzen: Alkalisalze. 
e. Verkohlen: Organische Substanzen. 
f: Phosphorescenz: Alkalische Erden, Zinkoxyd, Zinnoxyd. 
g. Verknistern: Chloralkalien, Bleiglanz und manche Mine-

ralien. 
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B. Beim Erhitzen in der offenen Röhre zeigt sich:*) 

a) Gas- und Dampfbildung. 

Schweflige Säure, von charakteristischem Geruch: Schwefel 
und Schwefelmetalle. 

Selenige Säure, nach faulem Rettig riechend: Selen und 
Selenmetalle. 

b) Sublimatbildung. 

Arsenige Säure: sehr flüchtiges, weit von der Probe ent
ferntes, weisses Sublimat: Arsen und Arsenmetalle. 

Antimonoxyd, weisser Rauch, Sublimat zum '!'heil flüchtig: 
Antimon und Antimonverbindungen. 

Tellurige Säure, weisser Rauch, Sublimat zu farblosen Tropfen 
schmelzbar: Tellur und Tellurmetalle. 

( 

weisse, meist unterhalb der 
Schwefelsanres ßleioxyd, Probe befindliclw Masse: 
Schwefelsanres WJsmuthoxyd, Schwefelverbindungen von 

Blei, bezw. Wismuth. 

C. Beim Glühen auf Kohle zeigt sich: 

a) Schmelzbarkeit. 

Schmelzbar: 

Alkali- und einige Erdalkali
salze. 

Antimon, Blei, Cadmium, Tel
lur, Wismuth, Zink, Zinn, 
(sämmtlich leicht schmelz
bar). 

Kupfer, Silber, Gold (schwer 
schmelzbar). 

Unschmelzbar: 

Salze der Erden und der al
kalischen Erdmetalle. 
Kieselsäure. 

Eisen, Kobalt, Nickel, Molyb
dän, Wolfram, Platin, Pal
ladium, Iridium, Rhodium 
und Osmium. 

*) Reactionen, welche mit den vorhergehenden übereinstimmen, 
sind nicht von Neuern angegeben. 
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b) Verpuffen: 
Salpetersaure, chlors., jods. und broms. Salze. 

c) Aufblähen: 
W asserabgabe, borsaure Salze und Alaun. 

Flammenfarbung, Metallreduction und Beschlag

bildung werden bei der eigentlichen Untersuchung beschrieben. 

Eigentliche Untersuchung. 

AUF'FINDUNG DER BASEN. 

I. Man behandelt die mit Soda versetzte Substanz auf 
Kohle mit der Reductionsflamme; bei regulinischen 

Metallen unterbleibt der Sodazusatz. 

Tritt eine der nachstehenden Gruppenreactionen allein 

auf, so kann der Gang auf folgendeWeise abgekürzt werden: 

a) die Substanz gibt einen Beschlag. Abth. I Nr. 1. 

b) die Substanz gibt ein Metallkorn 

ohne Beschlag 
c) die Substanz gibt einen grauen oder 

schwarzen Rückstand . 
d) die Substanz färbt die Flamme, be-

sonders nach Befeuchten mit HCI. 

e) die Substanz hinterlässt einen 

weissen, leuchtenden Rückstand. 

f) die Substanz verflüchtigt sich voll-

ständig 

" 

" 

" 

" 

" 
(Heparbildung ist als Anzeichen eines Sulfats 

zu beachten.) 

I " 10. 

II 
" 

13. 

IV 
" 

32. 

V 
" 

43. 

VI 
" 

52. 
oder Sulfids 
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1) Beschlag weiss, sehr flüchtig, verschwindet mit hell
blauem Schein und verbreitet Knoblauchgeruch Arsen. 

1* S pecielle Nach w e isun g. Beim Erhitzen mit Cyan
kalium und Soda im Glaskälbchen bildet sich ein Arsen
spiegel. 

2) röthlichbraun, bunt angelaufen wie die Augen der 
Pfauenfedern, durch Oxydations- und Reductionsflamme 
ohne farbigen Schein vertreibbar Cadmium. 

2* S p. Nach w. Der abgeschabte Beschlag färbt sich beim Er
hitzen mit unterschwefligs. Natron in der einseitig ge
schlossenen Röhre gelb. Vergl. Nr. 3* 

3) - heiss gelb, kalt weiss, leuchtet und ist unvertreibbar 
Zink. 

3* Sp. Nachw. DerBeschlag wird beimGlühen mitKobalt
solution grün. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Cd 
und Zn entsteht erst der Cd- Beschlag, später der Zn
Beschlag. 

4) stahlgrau, verschwindet in der Reductionsflamme 
mit blauem Schein und verbreitet den Geruch faulen 
Rettigs Selen. 

4* Sp. Nachw. Vergl. Nr. 5*. 

5) weis s mit dunkelgelbem bis rothem Rand , ver-
schwindet in der Reductionsflamme mit grünem Schein. 

Tellur. 

5* Sp. Nachw. Sind Se und Te gleichzeitig vorhanden, so 
entsteht ein weisser Beschlag, der die Reductionsfiamme 
blaugrün färbt und· den Geruch des faulen Rettigs ver
breitet. Behufs Unterscheidung bringt man am Probir
glase einen Metallbeschlag hervor, befeuchtet mit einigen 
Tropfen concentrirter HB SO~ und erhitzt sch w uch. Te 
löst sich sofort mit carminrother Farbe, während die 
schmutziggrüne Farbe des Se erst bei gesteigerter Tempe
ratur hervortritt. 
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6) Beschag bläu lieh weis s, flüchtig durch Oxydationsflamme 
vertreibbar, verschwindet in der ReductionHflamme mit 

grünem Schein. 
Korn: weiss, spröde und oxydirbar Antimon. 

6'* S p. Nach w. Wird der abgeschabte Beschlag mit H Cl 
und Zn auf Platinblech zusammengebracht, so überzieht 
sich dieses mit einer schwarzen anhaftenden Antimon
schicht. 

7) heiss orange, kalt citronengelb, llurch Oxy-
dations- und Reductionsflammen ohne farbigen Scheiu 
vertreib bar. 
Korn: röthlichweiss, spröde, oxydirbar Wismutb. 

7* Sp. Nachw. Auf Kohle mit Jodkalium und Schwefel in 
der Oxydationsflamme behandelt, entsteht der schön roth 
gefärbte Beschlag von Jodwismuth. 

8)- h. citronengelb, k. schwefelgelb, durch Oxydations
und Reductionsflamme vertreibbar, f'arbt die Reductions
flamme schön blau. 
Korn: grau, ductil und oxydirbar. Blei. 

8* S p. Nachw. Man befeuchtet die Probe mit HN03 ver
dampft die Säure, setzt etwas 112 S04 hinzu und erhitzt 
bis zur Entwickelung weisser Dämpfe. Es ansteht ein 
weiases P.ulver, das in mit II2 S04 angesäuertem Wasser 
völlig unlöslich ist. 

9) - h. gelblich, k. weiss, sehr gering, dicht an der Probe 
und nicht flüchtig. 
Korn: weiHs, ductil und sehr oxydirbar. Zinn 

9* Sp. Nachw. Man löst in HCl und fällt aus der sauren 
Lösung durch Zn metallisches Zinn als graue, schwamm
artige Masse, welche am Platin nicht haftet (Unterschied 
von Sb). Wirft man in die Lösung (in der IICl und Zn 
befindlich) einen Krystall von N a,S20., so fällt braunes 
SnS nieder. 
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10) Korn weiss, ductil, sehr glänzend. In starker Oxyda
tionsflammc entsteht ein rothbrauner Beschlag, der bei 
Anwesenheit von I>b und Sb carmoisinroth wird. Silber. 

10* Sp. Nachw. Man löst in IIN08 und erhält durch HCl 
einen weissen, käsigen Niederschlag von Ag Cl. 

11) Korn gelb, sehr glänzend, ductil und nicht oxydirbar 
Gold. 

11* Sp. Nachw. Man löst in Königswasser und fällt durch 
Sn Ch Goldpurpur. 

12) Metall roth, ductil und oxydirbar. Kupfer. 
12* Sp. Nachw. Vergl. Nr. 13 und 39. 

Anmerkung. 

Als graues, unschmelzbares Pulver bleiben Eisen, Nickel, 
Kobalt (magnetisch), Molybdän, Wolfram und die Metalle der 
Platingruppe zurück. Ueber die erstgenannten Körper gibt 
die Prüfung mit Borax (Abth. II.) näheren Aufschluss, wo
hingegen die I>latinmetalle durch deutliche Löthrohrreactionen 
nicht ausgezeichnet sind. 

l<Jinige Chlor-, Jod-, Brom- und Schwefelmetalle bringen, 
ohne eine Metallreduction zu erleiden, weisse, wenig charak
teristische Beschläge hervor, welche mit den oben beschrie
benen nicht verwechselt werden dürfen. Die Substanzen, 
welche diese Beschläge hervorrufen, werden im Laufe des 
Ganges auf andere Weise ermittelt. 
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III. Man schllesst die Substanz mit saurem schwefelsauren 
Kali auf und stellt in die mit Salzsäure versetzte Lösung 

einen Zinkstab.*) 
Die Lösung fiirbt sich: 

26) blau, dann grün, endlich schwarzbraun Molybdänsäure 
26* Sp. Nachw. Nach Nr. 19 bereits gefunden. 

27) blau, dann kupferroth Wolframsäure 
27* Sp. Nachw. Vergl. Nr. 23. 

28) blau, dann grün, endlich violett Vanadinsäure 
27* Sp. Nachw. Vergl. Nr. 22. 

29) grün Chromsäure 
29" Sp. Nachw. Nach Nr. 20 bereits gefunden. 

30) violett Titansäure 
30* Sp. Nachw. Vergl. Nr. 24. 

31) blau, aus stark sauren Lösungen braun Niobsäure 

IV. Man führt die Substanz in der Platinpincette oder am 
Platindraht in die nicht leuchtende Flamme. 

a) Es tritt Flammenfärbung 
mit IICl oder H2SCh) 

b) Kicht . 

Prüfung att{ Basen. 

ein ( evcnt. nach Befeuchten 
Nr. 32. 

Abth. V., Nr. 43. 

Die Farbe der Flamme erscheint 

für sich 

3:2) violett 
33) orange 

Nach Be-t 
feuchten mit 34) orange 
H2SO, auf 1 

durch das 
blaue Glas 

rothviolett 
desgl. 

I unsichtbar 
oder schwach 

k u r z e ZeitJ j 
in die Flam-

1 

me gebracht. 1 35) 
I blau 

carminroth . violettroth 

I durch das I 
I grüne Glas 

I 
blaugrün I 
orangegelb 

desgl. 

bei 

Kali 
Kali u. 
Natron 

I 
Natron 

unsichtbar Lithion 

*) Abth. III. wird überschlagen, wenn auf Wolfram, Vanadin, 
Titan und Niob nicht untersucht zu werden braucht. 
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Die Farbe der Flamme erscheint: 

für sich I durch das I durch das I 
blaue Glas grüne Glas bei 

Wiederholt 36) gelbgrün blaugrün 

I 
grün Baryt 

mitH•SO• be-
feuchtet, ge-
trocknet und 37) gelbroth grünliebgrau zeisiggrün Kalk 
der grössten 
Hitze a usge-
setzt. 38) carminroth purpur schw. gelb Strontian 

Anmerkung. 
Ba, Ca und Sr 
lassen sich ne
beneinander er
kennen , wenn 
man die Probe 
nach Befeuch
tenmitHClnass 
in die Flamme 
bringt und das 
Aufspritzen be
obachtet. 
39) grün, nach Befeuchten mit HCl blau Kupfer. 

Prüfung auf Säuren. 
40) gelbgrün, der Barytfiamme ähnlich Molybdänsäure 

40* Sp. Nachw. Gab mit Borax die Reactionen von Nr. 19. 
41) gelbgrün (die Salze sind mit Hs SO, anzufeuchten). 

Phosphorsäure 
41* Sp. Nach w. Mit Mg •. in der geschl.Röhre erb., entsteht beim 

Anfeuchten mit Wasser der Geruch von Phosphorwasserstoff. 
42) schön grün (die Salze sind mit Hl!SÜ4 anzufeuchten) 

Borsäure 
42* Sp. Nachw. Mit CaF12 und HKS04 im Platinöhr er· 

hitzt, entsteht die intensiv grüne Flamme von Fluorbor. 

Anmerkung. 
Auch Salzsäure und Salpetersäure bringen grüne Flam

menfarbungen hervor; dieselben sind aber schwach und ver· 
gehen sehr schnell. 
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Die Flammenfärbungen der schon erkannten Elemente 
As, Sb, Pb (blau), Zn (grünlichweiss) werden durch die an
gewandte concentrite Schwefelsäure meist beseitigt. 

V. Man befeuchtet die Substanz mit Kobaltsolution auf 
Kohle und glüht sehr kräftig. 

43) blaue, unschmelzbare Masse Thonerde 
43* Sp. Nachw. BeiNr.41 trat keine Flammenfärbungein; 

auch entsteht in der Phosphorsalzperle kein Si-Skelett. 
44) blaue, unschmelzbare Masse Phosphors. Erden 

44* Sp. Nachw. Bei Nr. 41 zeigte sich eine gelbgrüne 
Flammenfärbung. 

45) blaue, unschmelzbare Masse Kieselsaure Erden 
45* S p. Nach w. In der Phosphorsalzperle entst. ein Si -Skelett. 

46) blaues Glas Borsaure Alkalien 
46• Sp. Nachw. Bei Nr. 42 zeigte sich eine schön grüne 

Flammenfärbung. 
4 7) blaues Glas Phosphors. Alkalien 

47• Sp. Nachw. Bei Nr. 41 zeigte sich eine gelbgrüne 
Flammenfärbung. 

48) blaues Glas Kieselsaure Alkalien 

49) 
50) 
51) 

48* S p. Nach w. In der Phosphorsalzperle entsteht ein Si
Skelett. 

fleischrothe Masse 
violette Masse 

Magnesia. 
Zirconerde 

grüne Masse Zinkoxyd, Zinnoxyd, Antimonoxyd, 
Titansäure schon gefunden. 

VI. Man erhitzt die Substanz mit Soda in der einseitig 
geschlossenen Glasröhre. 

52) Metallsublimat, zu Kügelchen vereinbar Quecksilber 
52* Sp. Nachw. Mit Na8 S2 08 in der geschl. Röhre erhitzt, 

entsteht schwarzes Hg S. 
53) Geruch nach NHs Ammoniak 

53• Sp. Nachw. Mit HOl weisse Nebel. 
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AUFFINDUNG DER SÄUREN. 

VII. Man erhitzt die Substanz mit saurem Schwefelsauren 
Kali in der einseitig geschlossenen Glasröhre. 

54) 

a) es bildet sich ein gefärbtes Gas Nr. 5-l. 
b) 

" " " " 
farbloses, riechendes Gas Nr. GO. 

c) 
" " " " 

farb- nnd geruchloses Gas Nr. 68. 
d) es tritt keine Reaction ein. Abth. VIII. Nr. 71. 
Rothe Dämpfe, vom Geruch der salpetrigen Säure 

Salpetersäure od. salpetrige S. 
54* Sp. Nachw. Ein in die Röhre geschobener, mitEisen

vitriollösung getränkter Papierstreifen färbt sich braun. 
Salpetersaure Salze verpuffen heim Erhitzen mit ge

pulvertem Cyankalium auf Platinblech mit Knall und 
Feuererscheinung. 

55) gelbgrünes Gas, wie Chlor riechend Chlorsäure 
55* S p. Nach w. Die Substanz verpufft auf Kohle. 

56) violetter Dampf, bläut Stärkekleister Jod 
56* S p. Nach w. Einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalzperle 

zugesetzt, färben Jodverbindungen die Flamme rein grün. 

57) vorstehende Reaction tritt auf Zusatz von Eisenvitriol ein 
Jodsäure 

57* S p. Na C'h w. Die Substanz verpufft auf Kohle 

58) rothbrauner Dampf, färbt Stärkeklei~ter gelb Brom 
58* S p. Nach w. Einer kupferoxydhaltigen Phosphorsalz

perle zugesetzt, farben Bromverbindungen die Flamme 
grünlich blau. 

59) dieselbe Reaction Bromsäure 
59* S p. Nach w. Die Substanz verpufft auf Kohle. 

60) Dämpfe, welche mit NHs weisse Nebel bilden und den 
Geruch haben von Salzsäure 

60* S p . .Nach w. Einer knpferoxydhaltigen Phosphorsalzperle 
zugesetzt, färben Chlorverbindungen dieFlammeintensiv blau. 

61) stark rauchendes, ätzendes Gas, welches Glas angreift 
Fluorwasserstoff 
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62) Schwefelwasserstoffgeruch Schwefelwasserstoff' 
62• Sp. Nachw. Schwefelmetalle entwickeln in der offenen, 

schief gehaltenen Glasröhre schweflige Säure, welche am 
Geruch und an der Wirkung auf feuchtes, blaues Lack
muspapier kenntlich ist. 

63) Geruch nach brennendem Schwefel, keine Ausscheidung 
von Schwefel Schweflige Säure 

64) dieselbe Reaction mit Schwefelausscheidung 
Unterschweflige S. 

66) stechend riechendes Gas, reizt die Augen zu Thränen 
nnd trübt Kalkwasser Cyansäure 

66) Essiggeruch Essigsäure 
67) Blausäuregeruch Blausäure 
68) das Gas wird unter Aufbrausen ausgetrieben und trübt 

Kalkwasser Kohlensäure 
69) das Gas brennt mit blauer Flamme Kohlenoxydgas 
70) es tritt Verkohlung ein Organische Säuren 

VIII. Man erhitzt die Substanz, welche auf Kohle mit 
Soda Hepar bildete, mit Aetzkali im Platinlöffel, stellt das 
Ganze in ein Gefäss mit Wasser und legt eine blanke Silber· 

münze hinein. 

71) die lVIünze bräunt sich nicht Schwefelsäure 
71* Sp. Nachw. Um Schwefelsäure neben Schwefelver

bindungen (Nr. 62) nachzuweisen, löst man die Substanz 
in Wasser, welches mit Salpetersäure angesäuert ist und fällt 
die Schwefelsäure mit Chlorbaryum. 

Unlösliche Sulfate werden zuvor mit einer Lösung 
von kohlensaurem Natron gekocht, filtrirt und angesäuert. 

IX. Es sind im Laufe des Ganges schon gefunden : 

72) Phosphorsäure (Nr. 41), Borsäure (Nr. 42), Kiesel· 
säure Nr. 45). 
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Systematische Untersuchung zusammengesetzter 
Körper nach Egleston. 

Die Substanz kann enthalten As, Sb, S, Se, Fe, Mn, 
Cu, Co, Ni, P6, Bi, Ag, Au, Hg, Zn, Cd, Sn, Cl, Bt·, J, 
Oo2, Si02, HNOs, H20 etc. 

Man erhitzt die Probe auf Kohle in der Oxydations
flamme, um flüchtige Substanzen wie As, Sb, Se, Pb, Bi, Cd 
etc. zu ermitteln. § 25 und ff. 

a. Sind flüchtige Stoffe nicht vorhanden, so theilt man 
etwa die Hälfte der Probe in drei Theile und geht über zu A. 

b. Sind flüchtige Stoffe zugegen, so erzeugt mau einen 
Beschlag und prüft diesen mit l~hosphorsalz und Zinn auf 
Sb, (§ 110) oder behufs Unterscheidung von Pb und Bi 
nach §§ 109 und 173. 

a Gelber Beschlag, gibt mit Phosphorsalz eine schwarze 
Perle, verschwindet mit blauer l!~lamme; gibt an 
keiner Stelle eine grüne Sb Flamme: Pb und Bi. 

ß Gelber Beschlag, gewöhnlich mit weissem Rand, gibt 
mit Phosphorsalz eine schwarze oder graue Perle 
verschwindet mit blauer Flamme ; der Rand ver
schwindet mit grüner ]!~lamme: Pb und Sb. 

y Gelber Beschlag, ähnlich wie ß, aber keine blaue 
Flamme gebend: Bi und Sb. 

c. Wenn As, S, Se, Sb anwesend sind, röstet man eine 
grössere Menge auf Kohle, bis der Geruch von Arsen oder 
schwefliger Säure verschwunden ist, theilt die Substanz in 
drei Theile und geht über zu A. 

A. Behandlung des ersten Theils. 
Man löst eine sehr geringe Menge in Borax am Platindraht 

in der Oxydationsflamme und beobachtet die l!~arbe der Perle. 
Da, wenn mehrere Metalloxyde mit einander verbunden sind, 
oft nach einander Gläser von verschiedener Farbe entstehen, 
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so sättigt man eine Perle, stösst sie ab in ein Porcellan
schälchen und wiederholt dies einige Male. § 40. 

Man behandelt diese Perlen aufKohle mit einem Kömehen 
Blei, Silber oder Gold in starkemReductionsfeuer. § 147 und 150. 
Breitet sich das Glas auf Kohle aus, so muss es durch 
fortgesetztes Blasen zu einer Perle vereinigt werden. Man 
entfernt das Korn so lange es heiss ist von der Perle oder, 
wenn erkaltet, durch einen Schlag mit einem Hammer; alle 
Bruchstücke werden aufbewahrt. Fe, Mn, Co etc. bleiben in 
der Perle (a). Ni, Cu, Ag, Au, Sn, Pb, Bi werden reducirt 
und vom Metallkorn (b) aufgenommen (Sn, Pb, Bi, wenn 
zugegen, verflüchtigen sich theilweise ). 

Die Bruchstücke der Per 1 e 
(a) löst man in Borax am 
Platindraht. 

Ein blaues Glas ergibt: Co. 
Wenn Eisen in grosser Menge 
zugegen ist, fügt man noch 
Borax hinzu, um Kobalt zu 
erkennen. § 146. 

Die Perle ist in der 0. 
"Fl. dunkel violett oder 
~chwarz, M.n. Wenn nur Fe 
und Mn, nicht aber Co vor
handen, so erhält man eine fast 
farblose Perle (R. ]'l.) 

Man prüfe hier auf nassem 
Wege (§ 63) aufCr, Ti, M.o, 
Nb, W, V. 

Das Metallkorn (b) wird 
auf Kohle in der 0. Fl. er
hitzt bis alles Blei abgetrieben 
ist, oder letzteres wird durch 
Borsäure,§ 149, entfernt. Ni, 
Cu, Ag, Au bleiben zurück, 

Der Rückstand wird auf 
Kohle(O.Fl.) mitPhosphorsalz 
versetzt und das Korn, so lange 
die Perle heiss ist, entfernt. 

Eine im kalten Zustande 
grüne Perle, § 150, deutet 
auf Ni und Cu, eine gelbe 
auf NI; eine blaue auf Cu. 

Die blaue Kupferperle wird 
bei der Reduction mit Zinn 
auf Kohle roth. § 14R 

Das Vorhandensein von 
.A.g und .A.u wird durch be
sondere Reactionen festgestellt. 

9* 
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B. Behandlung des zn·eiten Theils. 

Man erhitzt die Substanz mit Soda in der R. Fl. und 
beobachtet, ob sich Zn, Cd, Sn zu erkennen gehen. Ent
steht ein weisser Beschlag, so ist mit Kobaltsolution zu 
prüfen. § 61. 

C. Behandlung des dritten Theils. 

Man löst etwas von der Substanz in Phosphorsalz auf 
Platindraht, (Oxydationsflamme), sieht nach, ob SI02 zugegen 
ist, und prüft auf Mn mit Salpeter. § 155. 

S p e c i e ll e R e a c t i o n e n. 

1. Um einen Gehalt an As festzustellen, erhitzt man 
die Probe mit Soda reducirend auf Kohleoder mit trockener 
Soda in einer einseitig geschlossenen Röhre. § 114 u. ff. 

2. Man löst in Phosphorsalz auf Platin<lraht in der 
0. Fl. (vorausgesetzt, dass die Probe weder ein l\Ietall ist, 
noch Schwefel enthält) und untersucht auf Sb mit Zinn auf 
Kohle in der R. Fl. § 110. 

3. Priifung auf 8e auf Kohle. § 164. 
4. Bei Abwesenheit von Se schmilzt man die Probe mit 

Soda in der R. Fl. und prüft auf S mit Silberblech. § 162. 
Ist Se gegenwärtig, so erkennt man S in der offenen Röhre. 
§ 14. Behuf.~ Unterscheidung von S u. ll2 804, siehe § 1G3. 

5. Prüfung auf Hg durch Erhitzen mit trockener Soda 
in der einseitig geschlossenen Röhre. No. 3 7 der 'l'aLelk 

6. Man mengt einen 'l'heil der Substanz mit ProLirblei 
und Boraxglas und erhitzt auf Kohle in der R. Fl. Das Blei
korn wird zur Erkennung von Ag abgetrieben. § 167. A.u 
lässt sich mit Hilfe von Salpetersäure nachweisen. § 142. 

7. Prüfung auf Cl, Br und J mit Hilfe einer kupfer
oxydhaltigen Phosphorsalzperle. §§ 124, 12G, 143. 
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t!. Prüfung auf Cl, Br mit saurem Schwefelsauren Kali 
§ 64 und 65. 

U. Prüfung auf H2 0 in der einseitig geschlossenen 
Glasröhre. § 9. 

10. Prüfung auf Flammenfärbung. § 41. 
11. Prüfung auf C02 mit Salzsäure. 
12. Prüfung auf HN03 mit saurem Schwefelsauren 

Kali. § 161. 
13. Prüfung auf Te. § 168. 
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Alphabetisches Register. 

Die Oxyde \md Salze sind bei den betreffenden Metallen verzeichnet. 

Aluminium, Verhalten von, 40, 42, 
57, 142. 

Aluminiumblech, als Unterlage, 10; 
Prüfung auf, :.!7. 

AmeisensaureSalze, V erhalten,22,61. 
Ammoniak, als Reagens, 65. 
Ammoniak, Entwicklung von, 22, 
Ammoniakverbindungen, Verhalten 

der, 22, 21!, 144; specielle Nach
weisung, 80. 

Antimon, Verhalten von, 23, 26, 
31, 41, 42, 46, 57, 58, 70, 149; 
sp. Nachw, 80 

Antimonsulfl.de, Verhalten der, 24. 
Arsen, Verhalten von, 23, 26, 34, 

46, 58, 70, 150; specielle Nach
weisung, 82. 

Arsensulfl.de, Verhalten der, 24. 
Asbeststäbchen, 63. 
Aufblähen, 29. 

Barium, V erhalten von, 40, 42, 45, 
48, 5:>., 57, 145. 

Beryllium, Verhalten von, 40, 42, 
57, 147. 

Beschlagbildung, 30. 
Beschläge auf Porcellan, 68. 
Blei, reines, als Reagens, 15. 
Blei, Verhalten von, 25, 32, 41, 

42, 46, 58, 70, 151; specielle 
Nachweisung, 84. 

Bleioxyd,essigsaures,alsReagens,66. 
Borax, Prüfung mit, 37; als Rea

gens, 12; Verhalten zu, 40. 

Borsäure, verglaste, als Reagens 14. 
Borsäure und borsaure Salze, Ver

halten, 45, 50, 57; specielle 
Nachweisung, 86. 

Brom, als Reagens, 65; Entwick
lung von, 22, 

Bromsau1e Salze, Verhalten, 29, 
60. 

Bromverbindungen, Verhalten der 
22, 60; specielle Nachweisung, 
87. 

Bunsen's Flammenreactionen, 62. 

Cadmium, Verhalten von, 35, 41, 
42, 58, 70, 151; specielle Nach
weisung, 87. 

Cadmiumlegirungen, Verhalten der, 
23. 

Calcium, Verhalten von, 40, 42, 
45, 48, 53, 57, 146. 

Chlorkupfer, Verhalten von, 46. 
Chlorsilber als Reagens, 14. 
Chlorsaure Salze, V erhalten, 29, 

60. 
Chlorverbindungen, Verhalten der, 

22, 50, 60; specielle Nachwei
sung, 88. 

Chrom, Verhalten von, 41, 43, 55, 
58, 59, 61, 77, 153; specielle 
Nachweisung1 88. 

Chromsäure , V erhalten der, 59, 
61. 

Cyan, Entwicklung von, 22. 
Cyankalium, als Reagens, 13. 
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Cyanquecksilberlösung, als Rea
gens, 66. 

Cyansäure, Verhalten der, 60. 
Cyanverbindungen, Verhalten der, 

22; specielle Nachweisung, 89. 

Decrepitation, 25, 29. 
Didym, Verhalten von, 40, 42, 

158. 

Egleston's Analysengang, 130. 
Eisen, Verhalten von, :!5, 30, 41, 

43, 58, 73, 154; specielle Nach
weisung, 90. 

Erbium, Verhalten von, 148. 
Essigsäure, als Reagens, 66. 
Essigsäure, Entwicklung von, 61. 

Farbenwechsel beim Erhitzen, 25. 
Fernambukpapier, als Reagens, 15. 
Ferrocyankalium, als Reagens, 66, 
Flamme, Structur der, 16. 
Flammenfarben, 49. 
Flammenfärbung, 29, 44. 
Flammenreactionen, Bunsen's, 62. 
Flattern, 39. 
Flet eher' s Löthrohrgebläse, 4. 
Fluorverbindungen, Verhalten der, 

22, 60; specielle Nachweisung, 
92. 

Fluorwasserstoffsäure, Entwicklung 
von, 22, 60. 

Flussspath, als Reagens, 14. 

Gaslampe, Dunsen'sche, 7, 62. 
Gaslöthrohr, 9. 
Gebläse, 4. 
Geräthschaften, 1. 
Geruch, 29. 
Gläser, farbige, 12. 
Glaskölbchen, 11. 
Glasröhre, Prüfung in der einsei

tig geschlossenen, 20. 
Glasröhre, Prüfung in der offenen, 

25. 
Glasröhren, 11. 
Gold, -als Reagens, 15. 
Gold, Verbalten von, 30, 33, 58, 75, 

155; specielle Nachweisnng, 93. 
Holzkohle, als Unterlage, 10. 

Hydratwasser, 21. 
lndigoprisma, 12. 
Indium, Verbalten von, 34, 46, 

4R, 70, 155. 
Iridium, Verbalten von, 74, 156. 
Jod, Entwicklung von, 22, 60. 
J odidbeschlag, 69. 
Jodverbindungen, Verhalten der, 

22, 60; specielle Nachweisung,94. 
Jodsaure Salze, Verhalten, 29, 60. 
J odwasserstoffsäure, rauchende, als 

Reagens, 65. 

Kalium, Verhalten von, 46, 48, 50, 
144; specielle Nachweisung, 94. 

Kali, chlorsaures, als Reagens, 13. 
Kali, nen trales oxalsa ur es, als 

Reagens, 13. 
Kali, saures schwefelsaures, als 

Reagens, 13, 59. 
Kalk, Verbalten von, 40, 42, 45, 

48, 53, 57, 146. 
Kautschukgebläse, Rohrbeck's, 4. 
Kieselsäure, als Ueagens, 14. 
Kieselsäure, Verhalten der, 40, 42, 

54, 57, 78, 148; specielle Nach
weisung, 94. 

Kobalt, Verbalten von,30,41,43, 58, 
73, 156, specielle Nachweisung, 
95. 

Kobaltlösung, als Ueagens, 14; 
Prüfung mit, 55. 

Kohle, als Unterlage, 10; Prüfung 
auf, 27. 

Kohlenoxydgas, Entwicklung von, 
22, 61. 

Kohlensäure, Entwicklung von, 22, 
61. 

Kohlensaure Salze, Verhalten, 22, 
61. 

Kohlenstäbchen, als Unterlage, 64. 
Kupfer, Verhalten, von, 30, 41, 43, 

45, 46, 53, 58, 75, 156; specielle 
Nachweisung, 96. 

Kupferoxyd, als Reagens, 14. 

Lackmuspapier, als Reagens, 15. 
Lampe, Bunsen'sche, 7, 62. 
Landauer's Analysengang, 115. 
Landauer's Standlöthrohr, 2. 
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Lanthan, Verhalten von, 40, 42, 
157. 

Lithium, Verhalten von, 45, 48, 
51,144;specielleN acbweisung ,98. 

I~öthrohr, 1. 
Löthroh1·flamme, 7. 
Löthrohrge bläse, 3. 
Löthrohrlampe, Fletcher's, 8, Fos-

ter's, 8, Plattner's, 8. 
Löthrohrreactionen, Übersicht der, 

137. 
Magnesium, Verhalten von, 40, 

42, 57, 146. 
Magnesiumdraht, als Heagens, 15. 
Mangan, Verhalten von, 41, 43, 

55, 58, 77, 158; specielle Nach
weisung, 98. 

Mantelfarben, 49. 
Metallbeschlag auf Porcellan, 68. 
Metallreduction, 30. 
Molyboän, Verhalten von, 36, 41, 

4il, 45, 50, 54, 58, 59, 75, 159; 
specielle Nachweisung, ~9. 

Natrium, Verhalten von, 45, 4!-l, 
51, 144. 

Natron, kohlensaures, als Reagens, 
11!, 54. 

Natron, unterschwefligsaures, als 
Reagens, 14, 57. 

Natronlauge, als Reagens, 65. 
Nickel,Verhalten von, 30,41, 43, 58, 

73, 160; specielle Nachweisung, 
100. 

Niob, Verhalten von, 40, 43, 57, 
59, 77, 161. 

Organische Säuren, Verhalten, 61. 
Organische Substanzen, Verhalten, 

25. 
Osmium, Verhalten von, 23, 74, 

161. 
Oxalsaure Salze, Verhalten, 22, 61. 
Oxydationsflamme, 18, 
Oxydbeschlag auf Porcellan, 68. 
Palladium, Verhaltenvon, 74,162. 
Phosphorescenz, 25. 
Phosphorsalz, als Reagens, 13 ; 

Prüfung mit, 37; Verhalten zu, 42. 
Phosphorsäure und phosphorsaure 

Verbindungen. Verhalten, 45, 
50, 57, 78. specielle Nachwei
sung, 101. 

Platin, Verhalten von, 58, 7 4, 162. 
Platinbleoh, als Unterlage, 11. 
Platindraht, als Unterlage, 11, 63. 
Platinlöffel, 11. 
Platinspirale, 11. 
Polythionsäuren, Verhalten der 

Salze von, 60. 
Probirblei, als Reagens, 15. 
Quecksilber, Verhalten von, 23, 

25, 26, 58, 70, 162; specielle 
Nachweisung, 102. 

Quecksilberamalgame, Verhaltender, 
23, 26. 

Rab's Standlöthrohr, 3. 
Reagenspa piere, 15, 
Reagentien, 2. 
Rednotion am Kohlenstäbchen, 67. 
Rednotion der Metallverbindungen, 

30. 
Rednotion im Glasröhrchen, 67. 
Reductionsflamme, 17, 
Rhodium, Verhalten von, 74, 163 
Rohrbeck's Kautschukgebläse, 4. 
Rubidium, Verhalten von, 46, 48. 
Huthenium, Verhalten von, 163, 

Salpeter, als Reagens, 13. 
Salpetersäure, als Reagens, 15. 
Salpetersäure, V erhalten der, 45, 

49,60; specielleNachweisung,102. 
Salpetersaure Salze, Verhalten, 22, 

29, 45, 49, 60. 
Salpetrige Säure, Verhalten, 49, 60. 
Salpetrigsaure Salze, V erhalten, 

22, 49, 60. 
Salzsäure, als Reagens, 15; Ent-

wicklung von, 60. 
Salzsäure, Verhalten der, 50, 60. 
Sauerstoff, Entwicklung von, 21. 
Saumfarben, 49. 
Säuren, organische, Verhalten, 61. 
Scbmelzbarkeit, 28. 
Schwefelammonium, als Reagens, 65. 
Schwefelantimon, Verhalten von, 

24. 
Schwefelarsen, Verhalten von, 24, 
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Schwefelsäure, als Reagens, 15 ; 
Verhalten zu, 59. 

Schwefelsäure, Erkennung der, 103. 
Schwefelverbindungen, Verhalten 

der, 24, 26, 55, 78; specielle 
Nachweisung, 102. 

Schwefelwasserstoff, Entwicklung 
von, 22, 60. 

Schweflige Säure, Entwicklung 
von, 11::.!, 60. 

Selen und Selenverbindungen, Ver· 
halten von, 24, 26, 36, 46, 55, 
70; specielle Nachweisung, 104. 

Silberblech, 15. 
Silber, V' erhalten von, 30, 33, 40, 43, 

58, 75, 163, specielle Nachwei
sung, Hli. 

Sill)eroxyd, salpetersaures, als Rea
gens, 65. 

Silicate , V erhalten der, 40, 42, 
54, 57, 78, 148; specielle Nach
weisung, 94. 

Soda, als Reagens, 13; Prüfung 
mit, 54. 

Spectralanalyse, 46. 
Spectrallinien flammenfärbender 

Elemente, 48. 
Spectroskop, 46. 
Spirituslampe, 9. 
Standlöthrobr, 2. 
Strontium Verhalten von, 40, 42, 

4[1, 48, 53, 57, 145. 
Sublimatbildung, 22. 
Sulfidbeschlag auf Porcellan, 69. 
Sulfide, siehe Schwefelverbindun-

gen. 
Systematische Untersuchung zu

sammengesetzter Verbindungen, 
114. 

Talkerde, Verhalten der, 40, 42, 
57, 146. 

Tantal, Verhalten von, 40, 42, 57. 
77, 164. 

Tellur und Tellurverbindungen, 
Verhalten von, 23, 24, 26, 36, 
40, 42, 45, 55, 70, 164. 

Thallium, Verhalten von, 34, 45, 
48, 58, 70, 165. 

Tbonerde, Verhalten der, 40, 42, 
57, 147. 

Thorium, Verhalten von ,40,42, 148. 
Titan, Verhalten von, 40, 43, 54, 

57, 59, 76, 165; specielle Nach
weisung, 107. 

Uebersicht der Bunsen'schen Flam
menreactionen, 72. 

Uebersicht der Löthrohrreactionen, 
137. 

Unterchlorsäure, Entwicklung von, 
60. 

Unterlagen beim Erhitzen, 10. 
Untersalpetersäure, Entwicklung 

von, 22. 
Uran, Verhalten von, 41, 43, 58,-

77, 166; specielle Nachweisung, 
108. 

Vanadin, Verhalten von, 41, 43, 
54, 59, 77, 167; specielle Nach
weisung, 109. 

Verknistern. 25, 29. 
Verkohlen, 25. 
Verpuffen, 29. 
W asserabgabe, 21. 
Wasserstrahlgebläse, 5. 
Wismuth, Verhalten von, 25, 26, 

111, 41, 42, 5R, 70, 167; 
specielle Nachweisung, 110. 

Wolfram, Verhalten von, 41, 43, 
54, 59, 76, 168; specielle Nach
weisung, 111. 

Yttrium, Verhalten von, 40, 42,147. 

Zink als Reagens, 15. 
Zink und Salzsäure, Prüfung mit, 59. 
Zink, Verhalten von, 25, 35, 41, 

42, 57, 58,70,169; specielleNach
weisung, 112. 

Zinn, als Reagens, 15. 
Zinn, Verhalten von, 25, 32, 40, 

42, 57, 58, 75, 170; specielle 
Nachweisung, 112. 

Zinnchlorürlösung, als Reagens, 64. 
Zinnober, Verhalten von, ~4. 
Zirconium, Verhalten von, 40, 42, 

75, 148. 

Druck von Leopold & Bär in Leipzig. 
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