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Vorwort. 

Im vorliegenden Buchc habe ich versucht, die für eine größere Zahl von 
Industrien, insbesondere aber für dic chemischc Industrie, wichtigen Arbeiten 
des Scheidens, Mischens und Zerkleine11.1 s von Werkstoffen der vcrschiedensten 
Art in ihrer technologischen Einhcitlichkeit und Zusammengehörigkeit zu be
handeln. Ich folgte dabei den Vorlesungen, die ich innerhalb einer nahezu 
vier Jahrzehnte umfassenden Lehrtätigkeit den Studierenden der Sächsischen 
Technischen Hochschule bieten durfte. Das rege Interesse, das mir von meinen 
Hörern hierbei entgegengebracht worden ist, sowie der mir wiederholt entgegen
gebrachte Wunsch nach einer schriftlichen Niederlegung der Vorträge, dem ich 
aus bestimmten Gründen während meiner Lehrtätigkeit nicht willfahren mochte, 
hat mich veranlaßt, den wesentlichen Inhalt desjenigen Teiles der Vorlesungen 
in diesem Buche aufzuzeichnen, dessen Eigenart es mit sich bringt, daß 
er leicht eine gewisse Vernachlässigung als Lehrfach erfährt. Ich hoffe damit 
sowohl meinen früheren Schülern als denen, welche vor oder während ihrer 
Berufstätigkeit sich gedrungen fühlen, solchen technischen Fragen näherzu
treten, die sich mit der zweckdienlichen Vorbereitung von Werkstoffen für 
die weitere Verarbeitung oder Verwendung befassen, nicht unwillkommene 
Anregung zu bieten. 

In diesem Sinne habc ich mich bestrebt, dem Buch den Charakter des 
Lehrbuches zu verleihen und durch sorgfältige, auf technologischer Grund
lage fußende Zusammenordnung der verschiedenen Aufgaben dienenden und 
in das Gebict fallenden Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel dem Leser einen 
überblick über die Gebrauchsmöglichkeiten dieser Verfahren zu schaffen. 
Dabei war es nötig, daß ich mich bei dem reichen Stoff sowohl im Wort als im 
Bild auf das Notwendigstc beschränkte, um dem Buch die Handlichkeit zu 
wahren. Ich war jedoch bemüht, durch Literaturnachweisc dem Leser die 
Vcrticfung in ihm erwünschter Richtung zu ermöglichen. Dic Abbildungen 
sind mcinen Vortragsskizzen entsprechend entworfen worden und daher mehr 
oder weniger schematisch gehalten, um durch sie nur das \Yescntliche, den 
dargestellten Gcgenstand Kennzeichncnde mlter Ausscheidung des Neben-



IV Vorwort. 

sächlichen zum Ausdruck zu bringen. Sie haben dadurch vielfach-den Charakter 
einer ins Bild übertragenen logischen Definition erhalten, welche dem Gat
tungs- oder Artbegrüf nur die notwendigen und daher. wesentlichen Merkmale 
zuordnet. Die hieraus hervorgehende leichte Übersichtlichkeit und Verständ
lichkeit der Figuren wird, so hoffe ich, für die mit Rücksicht auf den Raum 
meist knapp gehaltenen Erläuterungen dersel~en entschädigen. Ihre gute 
Wiedergabe durch den Druck, die sich mit der sonstigen Ausstattung des 
Buches harmonisch verbindet, gibt mir die erwünschte Veranlassung, dem Herrn 
Verleger auch an dieser Stelle noch besonders hierfür zu danken. 

Dresden, im Januar 1920. H. Fischer. 
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Das Scheiden von WerkstoffgeInischen. 
Die zur technischen Verarbeitung bestimmten festen oder flüssigen 

Werkstoffe sind nicht immer von einheitlicher Beschaffenheit. Sie bilden 
häufig ein unregelmäßig zusammengesetztes Gemisch von Teilen, die der 
Größe oder dem Stoff nach verschieden sind. Diese Teile sind entweder lose 
zusammengehäuft (&nd- und Kiesablagerungen, Schafwolle und Kletten, 
Gemische von Flüssigkeiten verschiedener Dichte usw.), oder sie stehen in 
einem mehr oder weniger festen Verbande (mit Kohle oder Erz verwachsenes 
Gestein, Ölfrüchte, Getreidekörner usw.). 

Wenn im ersteren Falle die Trennung der verschiedenen Teile einfach 
durch Auslese geschehen kann, so fordert die 'I'rennung im zweiten Falle 
die vorhergehende Lösung des Verbandes. Bei festen Körpern geschieht 
dies durch Zerkleinerung, also durch Überführen des Körperganzen in ein 
Haufwerk, das die verschiedenen Teile lose zusammengehäuft enthält, so 
daß sie der Auslese zugänglich sind. Bei Flüssigkeiten wird die 'I'rennung 
des Zusammenhanges der Stoffteile meist mit der gesonderten Zusammen
lagerung der gleichartigen Teile verbunden. 

Die unmittelbare Auslese der Gemengteile zum Zweck der Bildung 
von Gruppen von in sich gleichartiger Beschaffenheitl erfordert das Vor
handensein besonderer, nach außen in die Erscheinung tretender, leicht 
erkennbarer Eigenschaften der Gemengteile. Sie ist, wenn unmittelbar an 
die menschliche Einsicht gebunden, nur bei geringer Menge des Gemisches 
durchführbar (Handscheidung des Erzes vom Ganggestein auf Bergwerken, 
der Schwefelkies- und Eiseneinschlüsse aus Feldspat und Quarz in Porzellan
fabriken, Auslese brauchbarer Fadenenden aus dem Flugstaub in Baum
wollspinnereien usw.). Das Scheiden großer Gemengemassen, zumal wenn 
sie aus einer Vielzahl von Einzelteilen geringer Größe bestehen, kann nur auf 
mechanischem Wege erfolgen. . 

Die Möglichkeit der mechanischen Auslese erfordert das Hervor
treten gewisser Eigenschaften der Gemengteile, die ihrer Art eigentümlich 
und der Beurteilung du'rch mechanische Vorrichtungen zugänglich sind. 
Solche Eigenschaften sind vornehmlich die Größe und Gestalt, das absolute 
oder spezifische Gewicht, das magnetische Verhalten, die Löslichkeit und 

1 Die Unvollkommenheit jedes menschlichen Tuns sowohl als auch die '"Oll jeder 
technischen Arbeit geforderte Wirtschaftlichkeit haben zur Folge, daß die aus d('r 
ScheidearbE.'it hervorgehenden Haufwerke nie aus nur glE.'ichartigen Teilen zusammen
gesetzt sind. Durch entsprechende ArbeitsvE.'rmehrung läßt sich jedoch die Annäht'· 
l"ung an die Gleichartigkeit beliebig erhöhen. 

Fischer, Scheiden, M:BCboll, Zerkleinern 
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Adhäsionsfähigkeit. Während die Mehrzahl der genannten Eigenschaften 
von der Stoffart der Gemengteile abhängt, so daß umgekehrt auch diese· 
nach ihnen beurteilt werden kann, ist die Größe eine allgemeine Eigenschaft. 
die zum Erkennen der Stoffart in der Regel nicht zu dienen vermag. Doch 
kann sie unter Umständen dieses Erkennen fördern. 

Es ist daher geboten, die Besprechung der mechanischen Scheideein
richtungen und Scheidemaschinen in zwei Abschnitte zu gliedern: 

die Scheidung nach der Korngröße oder das Klassieren, und 
die Scheidung nach der Stoffart der Gemengteile oder das Sortieren. 

I. Die Scbeidung nacb der Korngröße der 
Gemengteile oder das Klassieren. 

Das Schlußergebnis der Scheidung eines Haufwerkes nach der Größe 
seiner Gemengteile würden theoretisch Haufwerkgruppen sein, deren sämt
liche Teilstücke die gleiche Größe besitzen. Die zu fordernde Wirtschaftlich
keit des Scheidens sowie der Verwendungszweck und Wert der gewonnenen 
Haufwerkgruppen bedingen aber, daß in der Regel Gruppen gebildet werden,. 
deren Einlieger nur annähernd gleiche Größe besitzen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann diese Annäherung eine sehr große werden, wie z. B. 
bei dem Klassieren der Stahlkugeln für Kugellager, wo Größenabweichungen 
nach Tausendstel von Millimetern gemessen werden. Im großen und ganzen 
sind aber die Abweichungen bedeutend größer und steigen bis auf 14 bis. 
75 v. H. 

Eine durch Klassieren erhaltene Haufwerkgruppe aus nahezu gleich
großen Teilstücken bildet eine Klasse. Die einzelnen Klassen, in die ein 
Haufwerk durch Klassieren geschieden werden kann, führen vielfach b~-. 
sondere Benennungen oder werden der Größe ihrer Einlieger entsprechend 
einfach fortlaufend numeriert. Nachstehend sind einige Beispiele hierfür 
angeführt. 

In der Erzaufbereitung werden nach dem Vorgang Rittingers1 die folgen
den Hauptklassen unterschieden: 

Stufen Graupen Grieß Mehl Staub 
16 bis 64 4 bis 16 1 bis 4 1/4 bis 1 

die in folgende Unterklassen geteilt sind: 

oder 

Stufen = 16 bis 22,6 bis 32 bis 45,2 bis 64 mrn 
Graupen = 4" 5,6.. 8 .. 11,3 " 16 .. 

usf. 

Ferner werden unterschieden in der Steinkohlenaufbereitung : 
Würfel Nüssc Grus Staub 

40 bis 85 18 bis 40 9 bis 18 <9mrn 

Xuß I II ur IV Fcinkohle 
;,0 bis 80 35 bis 50 15 bis 35 5 bis 15 <5mm. 

I Rittinger: Lehrbuch dcr Aufbercitungskunde, Berlin 1867. 
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in der Aufbereitung des Anthrazits: 
nute 

22 bis 42 
peas I 

10 bis 22 

in der Aufbereitung des Formsandes: 
Grobsand Füllsand Kernsand 

4 bis 8 2,5 bis 4 1,9 bis 2,5 

in der Aufbereitung des Filterkieses 1 : 

peas II 
4 bis 10 

Grus 
<4mm 

Modellsand 
0,8 bis 1,9 

:Yr. 1 Nr. 2 Nr. 3 :Yr. 4 Nr. 5 

Staubsand 
0,4 bis 0,8 mm 

0,7 1,2 2,0 3,0 4,0 mrn mittlere Korngröße 

in der Aufbereitung des kugligen Stahlsandes der Steinschleifereie1l2 : 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 
2,2 bis 2,58 1,83 bis 2,20 ],4 bis 1,70 0,88 bis 1,22 rnm 

2,4 2,0 1,5 1,0" im Mittel 
Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 

0,55 bis 0,83 0,41 bis 0,56 0,30 bis 0,40 0,19 bis 0,25 mm 
0,7 0,5 0,36 0,22" im MitteL 

Die Raumgewichte unklassierter und klassierter Haufwerke sind ver
schieden groß. Bei unklassierten Haufwerken füllen die kleineren Teile die 
zwischen den größeren verbleibenden Hohlräume, bei klassierten Hauf
werken bleiben diese Räume leer. Die einen Raum erfüOende Stoffmasse 
ist daher unter sonst gleichen-Verhältnissen, insbesondere unter Beobachtung 
gleicher Vorsichtsmaßregeln beim Füllen des Raumes, bei unklassierten Hauf
werken größer als bei klassierten. Auch die Gestalt der Teilstücke übt einen 
Einfluß aus. Scharfkantige eckige Haufwerkkörner schmiegen sich weniger 
dicht aneinander als solche mit abgerundeten Kanten. Rittinger fand die 
Rallmerfüllung durch steiniges, also kantig brechendes Haufwerk 

im unklassierten Zustand zu 62 v. -H., 
im klassierten Zustand zu 50 v. H. 

Rundliche Filterkiese3 füIl~nden Raum, 

wenn unklassiert ("Staub" bis 70 mm Größe) zu -70 bis 72 v. H., 
" Klassiert ( 0,73" 48" "),, 59 " 67 " 

Unter der Voraussetzung eines mittleren Füllungsgrades von 62. v. H. 
berechnet sich daher bei einem relativen Gewicht des Quarzes = 2,53 bei
spieJsweiRe -dlls Gewicht von 1 cbm klassierten Filterkies zu 

_ 1000· 2,53 • 62 
G =-----1~ - = 1569 kg. 

Durch Wägung wurde ermittelt 

für Korngrößen von 0,7 bis 4 mm G = 1250 bis 1500 kg 
,,6 ,,45 " G = 1500 " 1650 " 

1 "Steinbruch" 1908, S. 405. 
2 Technologische Mitteilungen des Baycrischen Gewerbemuseums in Nümberg 1906. 
3 H. li'illcher: Beschaffenheit. und Gewinnung von Filterkiesen. "Steinbruch" 1908, 

R.403. 

1* 
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Die Größenbestimmung der Teile eines Haufwerkes erfolgt entweder 
unmittelbar durch Messung mittels einer Lehre oder mittelbar durch Be
obachtung des· Verhaltens der Teile unter der Einwirkung eines Wasser
stromes. Eine Vielzahl von Meßöffnungen (Lochlehren) gleicher Form und 
Größe enthaltende flächenförmig ausgedehnte Körper heißen Siebe, die 
mit ihrer Hilfe bewirkte Scheidung das Sieben oder Absieben. Einrich
tungen für die mittelbare Größenbestimmung werden Herde genannt. 

A. Das Klassieren mittels Sieben. 
Nach dem bei der H!=lrstellung der Siebe benutzten Werkstoff bzw. 

Herstellverfahren werden Metall-, Haar- und Fadensiebe, Platten- oder 
Blech- und Websiebe unterschieden. Metallsiebe können Platten- oder Web
siebe sein, im letzteren Fall werden sie Drahtsiebe genannt; Haar- und Faden
siebe werden stets gewebt. Je nachdem der Siebkörper, der die Löcher ent
hält, ebenflächig, prismatisch, zylindrisch oder kegelförmig gestaltet ist, 
werden Plansiebe, Prismensiebe, Zylindersiebe und Kegelsiebe unterschieden. 
Die drei letztgenannten Arten bilden die Gattung der Trommelsiebe. 

Die Sieböffnungen oder Sieblöcher, bei gewebten Sieben auch 
Siebmaschen genannt, sind über die Siebfläche gleichmäßig in Reihen 
verteilt. Sie werden durch Stanzen oder Bohren dünner Metallplatten oder 
Bleche erzeugt (gelochte Siebe, Blechsiebe) und ergeben sich bei den Web
sieben unmittelbar aus dem Webverfahren. Die diesem eigene rechtwinklige' 
Kreuzung der Einzelbestandteile bedingt, daß Draht-, Haar- und Faden
siebe stets rechteckige Sieböffnqngen (Maschen) besitzen. Meist sind diese 
quadratisch; doch überwiegt zuweilen auch die Länge des Loches die Breite 
um ein Vielfaches (Stengelsiebe). 

Die Sieb löcher der gebohrten Siebe sind stets kreisförmig, die der ge
stanzten Siebe können beliebig gestaltet sein. Ebenfalls aus dem Herstell
verfahren -herzuleiten ist der Umstand, daß die Größe und gegenseitige Lage 
der Sieblöcher bei den Plattensieben unveränderlich sind. Bei den Websieben 
kann die Maschengröße durch gegenseitige Verschiebung der Elemente, 
Drähte oder Fäden eine Änderung erleiden und hierdurch die Güte des Schei
dens beeinträchtigt werden. 

Die Teilstücke, die das zu klassierende Haufwerk zusammensetzen, 
sind im allgemeinen verschieden gestaltet und in dem Haufwerk in verschie
denem Mengenverhältnis vorhanden. Nach Rittinger enthalten z. B. durch 
Zerkleinern von Erzen erhaltene Haufwerke 

50 v. H. kuglige oder rundliche und je 
25 v. H. längliche und plattige Teilstücke. 

Da nun die Reinheit des Klassierens von der Anpassung der Gestalt der Sieb
öffnungen an die Gestalt des aus.zuscheidenden Haufwerkteiles abhängt, RO 

besteht zwischen beiden ein gewisser Zusammenhang und erlangt für eine 
gute Klassenbildung die richtige Wahl des Siebes Bedeutung. 



Das KlMsieren .mittels Sieben. 5 

Die durch die Sieblöcher tretenden Haufwerkteile sind stets kleiner als 
·diese. Beispielsweise beträgt für ein quadratisches Siebloch von 8 mm SeiteJi
länge und I qmm Querschnitt innerhalb der Grenzen 8 = 0,7 bis 5,1 mm der 
Durchmesser des größten durch das Loch fallenden rundlichen Haufwerk
teiles 80 bis 85 v. H. von 8 und dessen Querschnitt 51 bis 57 y. H. von t. 

Die Möglichkeit der Scheidung eines Haufwerkes durch ein Sieb ist 
dadurch bedingt, daß jedem der Haufwerkteile Gelegenheit geboten wird, 
mit mindestens einem Siebloch in Beziehung zu treten. Hierauf übt neben 
der Verteilung des Haufwerkes über die Siebfläche die Anordnung der Sieb
lochreihen Einfluß aus. Diese Anordnung kann eine zweifache sein. Ent
weder haben die benach-
barten Sieblochreihen die 
gleiche Lage (Abb. 1), 
oder sie sind in der Be
wegungsrich tungdes Sieb
gutes gegeneinander ver
setzt (Abb. 2). 

Die mit der ersten 
Anordnung verbundene 
Gassenbildung wird die 
Leistungsfähigkeit des 

I 

:000 
I 

:000 1 

~ 

I 

:0 OOl 
I 

~ 
Abb. 1-2. Plattensiebe. 

Siebes dann: nicht ungünstig beeinflussen, wenn sie nicht mit der 
Siebgutbewegung zusammenfällt, bzw. wenn die Gassen- oder Stegbreite 
in einem geeigneten Verhältnis zu der Lochweite steh.t. Von diesem 
Verhältnis ist auch das Verhältnis der freien zur gesamten Siebfläche 

SI 1 
S x 

bestimmt. Im allgemeinen beträgt die freie Siebfläche 

bei Plattensieben 20 bis 40 v. H., 
bei Websieben 30" 70 " der Gesamtfläche. 

Im besonderen pflegt man x zwischen den folgenden _Grenzen zu ,,,ählen: 

x = 2,5 bis 5 bei rundge~ochten Plattensieben, 
2,8 " 3,5 " quadratloclugen Plattensieben, 
1,6 " 2,4 " Drahtsieben, 
1,4 ,,4 "Seidensieben. 

Ein der Zementprüfung dienendes Siebgewebe aus Kupferdraht von 
0,031 mm Dicke und 0,08 X 0,08 = 0,0064 qmm Maschengröße enthielt 
8100 Maschen auf 1 qcm Fläche. Es betrug daher die freie Siebfläche 

~,OO64 • 8100 . 100 = "1 84 H 
100 .), V. . 

der Gesamtfläche, und es war 
100 

x =,. = 1,9. 
:i] ,84 
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Andererseits . wurde für das feinste gazebindige Seidengewebe Nr. 25 T/lI 
der Firma Dufour & Co. zu ThaI in der Schweiz, d/l.s als Beuteltuch in 
Getreidemühlen Verwendung findet, di~ Dicke der Rohseidenfäden zu 0,07 
und 0,08 rum, die Maschengröße zu 0,033 X 0,067 = 0,002211 qmm und die 
Zahl der Maschen auf 1 qcm zu 6596 bestimmt, so daß die freie Siebfläche 
14,6 v. H. der Gesamtfläche beträgt und x = 6,8 ist. 

Die Größe der Sieblöcher pflegt nur bei Plattensieben unmittelbar an
gegeben zu werden, bei Siebgeweben erfolgt die Feinheitsbestimmung nach 
Nummern, die auf die Zahl der Fäden oder Drähtebzw. Maschen 'Bezug 
haben, welche auf eine bestimmte Länge bzw. Fläche entfällt. Bei Draht
sieben ist es üblich, als Nummer die Anzahl der auf 1 qcm oder 1 Quadratzoll 
preußisch liegenden Maschen anzugeben. Bei der . in der Getreidemüllerei 
benutzten Grießgaze, die in 30 Nummern in den Handel kommt, bezeichnet 
die Nummer die Anzahl der Fäden oder Maschen auf der Länge von 1 Zoll 
preußisch = 26,1 mm. Zuweilen ist die Nummembezeichnung willkürlich 
und ohne Zusammenhang mit den Siebabmessungen. Beispielsweise zählen 
die Nummern des in der Müllerei benutzten Seidenbeuteltuches von Nr. 0000 
bis Nr. 25. Hierbei haben sie nach dem Preisbuch von Dufour & Co. die 
folgende Bedeutung: 

I , 

[ 
Nummer 0000 1000 00 0 , I 2 3 4 5 

i 
Fäden auf I cm. ' .1 7 9 IP/2 15 I 19 211/2 23 241/ 2 26 

---- --- - ---- - -

Nummer ·7 8 11 12 13 14 
Fäden auf 1 cm. 2~ I 321 / 2 34 9 !I I0 

381/2 43 I 46 491i2 51 55 
. . . 

1 
I 

I Nummer ... • I 15[ 16 I 17 18 19 I 20 21 25 
Fäden auf 1 Cll!. 59 62 I 64 66 67 I 68 70 77 I 

Haarsiebe (Haarsiebböden) werden aus dem Schweif- oder Mähnenhaar 
der Pferde (Roßhaar) gefertigt, das in verschiedenen Farben und von 480 bil-i 
870 mm Länge und 0,09 bis 0,25 mm Dicke in den Handel kommt. Nicht 
selten werden Bündel aus 2,3 oder 4 Haaren als Kette, zuweilen auch als 
Schuß, verwendet; doch liegen der Regel nach auf gleichem Raum im Ein

A 
r--,...----- - -, 
I ,~\ I'" r" I~' I 

t '+' I ,-E>-4 " 
ß I '- ~ ,~... ' - ' I 

I ~ I 
I~ 4- ~I L _________ .J 

Abb. S. Pl&.tten~ieb. 

schuß weniger Haare als in der Kette, so dal~ 
die Sieböffnungen länglich ausfallen (ein
haarige und mehrhaarige Siebböden). Die 
gröbsten Haarsiebe enthalten 55, die feinsten 
375 Öffnungen auf 1 qcm. 

Die Belastung durch das zu scheidende 
Haufwerk, die mit dessen Verteilung ver
bundene Abnutzung sowic die Lochgröße 
und Stegbreite bestimmen die Stärke der 

Plattensiebe. Im allgemeinen wächst die Plattendicke mit der Lochgröße ; 
doch kommen auch Ausnahmen vor. So bestehen z. B. Läuterböden, 
Knotenfänger usw. häufig aus;; bis 8 mm dicken Eisen- oder Kupferplatten 
lind enthalten nur 1 mm weite runde oder schHtzförmigc Löcher. Um 
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hierbei den Durchtritt des Siebgutes zu fördern, · werden die Sieblöcher 
nach der Austrittsseite hin erweitert (Abb. 3). 

Der Herstellung nach werden die gewebten Siebe in leinwandbindige, 
köperbindige und gazebindige eingeteilt, je nach der Art, in welcher die Kreu
zung der die Kette und den Schuß bildenden Einzelbestandteile (Drähte, 
Fäden) erfolgt. Das Kennzeichnende dieser Bindungsarten lassen die Abb. 4 
bis 6 ersehen. Die Ablenkung von der Geraden, welche die Drähte, Fäden 

. UßW. an den Kreuzungsstellen erleiden, macht die Oberfläche der Websiebe 
uneben und erschwert die Verteilung des Siebgutes auf ihr. Drahtsiebe werden 
daher zuweilen zwischen Walzen hindur'chgeführt und dadurch die Siebflächen 
geglättet. Hiermit ist zugleich infolge des gegenseitigen Einpräg~ns der 
Drähte deren Unverschiebbarkeit, also auch die dauernde Erhaltung der 
Maschengröße, gesichert. Auch kann das Flachwalzen zur Verkleinerung der 
Siebrnaschen benutzt werden. Für die Fadensiebe bildet die Gazebindll'ng 

Abb.4-6. 

_I 1-' 1-' I-' -; _, I ; 1 1-, 
~I I I I I I I~ TI I I 1'1 
-I-I-~I- -I I I 1 I ~ 
~ I ! 1 ! 1- T! ! I· !---:T 

Leinwand· Köper. 

bindige Siebe. 

Gaze· 

(Abb. 6) d/l-s Mittel Zur Festigung der Maschengröße, indem durch die gegen
seitige überkreuzung der beiden Ketten (Pol- und Stückkette) eine Reibungs
erhöhung an den Kreuzungsstellen der Schußfäden entsteht, welche die Ver
schiebung der Fäden erschwert. 

Die Scheidung eines Haufwerkes mit nur ei ne m Sieb liefert zwei Klassen, 
den Siebrückhalt oder das Siebgrobe (Klasse I) und den Siebdurchlaß oder 
das Siebfeine (Klasse II). Liegt ein ebenes Sieb ganz oder nahezu wagerecht, 
so bestimmt die Lochgröße die Grenze zwischen den beiden Klassen. Durch 
SchrägstelIen der Siebebene wird die Horizontalprojektion der Sieblöcher 
verkleinert und die Grenze zwischen heiden Klassen verschoben. Hiervon wird 
bei dem Schrägsieb von Nagel & Kaemp in Hamburg Anwendunggemachtl. 

Durch fortgesetztes Klassieren des Siebgroben oder des Siebfeinen findet 
die Bildung weiterer Klassen statt, so zwar, daß jedes neue Sieb den vor
handenen Klassen eine neue hinzufügt. Die Bildung von k Klassen erfordert 
daher (k - 1) Siebe. Je nachdem das Siebfeine oder das Siebgrobe der Nach
klassierung unterzogen wird, muß die Lochgröße der folgenden Siebe zu
oder abnehmen. Die geregelte überleitung des Siebgutes von Sieb zu Sieb 
führt hierbei zu zwei Anordnungen. 

Für das Nachscheiden des Siebfeinen liegen die aufeinanderfolgenden 
Siebe in einer Reihe nebeneinander, das Pla nsie b (Abb. 7), für das Nach-

1 DRP. Nr. 14 461 vom 25. Dezember 1880 und Zusatz Nr. 32095 vom 6. Januar 1885. 
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scheIden des Siebgroben übereinander, das Stufensieb (Abb.8). Sofern 
das erste Sieb der Reihe stets das gesamte Rohhaufwerk aufnimmt, ist die' 
Belastung dieses Siebes, also auch dessen Abnutzung, am größten. Die mög
lichste Schonung der Siebe läßt daher das Stufensieb, weil mit dem weit

lochigen und aus kon
struktiven Rücksichten 

__ ..... ~~""F"~~---"'F-==-=~~==, -- I stärksten Siebe begin-

~ m l D nend, für das Scheiden 

~~~~~--~i---1U 

~1F 
Abb. j-,'!. Plan' und Stufensieb. 

grobstückiger Haufwerke 
geeigneter erscheinen als 
das Plansieb. 

Die Auslese des Hauf
werkes durch das Sieb setzt 
voraus, daß einem jeden 
der Haufwerkteile die Ge
legenheit zur Abscheidung 
geboten wird. Man er

reicht dies durch eine sorgfältige Ausbreitung mid Verteilung des Siebgutes 
auf der Siebfläche. Je nachdem das Verteilen von Hand oder auf mechani
schem Wege geschieht, werden Handsiebe und Maschinensiebe oder 
Siebmaschinen unterschieden. Das Verteilen erfolgt entweder .unmittel
bar durch Ausbreiten des Haufwerkes auf der Siebfläche oder mittelbar durch 
Bewegen des ganzen Siebes oder einzelner Siebteile. Durch die hiermit 

b gFi=lFt=tl=lI=l~ 

b 9~FlFi=lI=l~ 

b d!:::lI::l!CII::±:!I::!b 
a-

verbundene Erschüt
terung der Hauf
werkmasse wird de
ren Gefüge gelockert 
und die Reibung 
~wischen den Hauf
werkteilen so weit 
abgemindert, daßdie
se zu fließen beginnen 
und sich auf der Sieb
fläche ausbreiten. 

a) Ruhende Siebe. 
Die ruhenden 

Siebe sind meist ein
fache Plansiebe mit 

nur einer Lochgröße. Sie ergeben daher nur ZWei Klassen. Die Verteilung 
des Haufwerkes auf dem Sieb erfolgt bei ihnen 

1. durch Herabrollen des Siebgutes über die geneigte Siebfläche. 
Beispiele hierfür sind: 

das Sturzgitter, Abb. 9. Das Sieb besteht aus kräftigen Flacheisell
stäben a, die in Richtung der Siebneigung durch einzelne Querstäbe b rost-
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artig, aneinandergefügt ,sind .. Die Spaltweite bestimmt die Klassengrenze. 
DasSiebgut wird am Kopf des Rostes bei c aufgegeben. Das Siebgrobe rollt" 
über die Rostfläche herab und wird am Fuß des Rostes durch geringere Neigung 
des unteren RostteiIes d in seiner Fallbewegung so verzögert, daß die Zer
trümmerung wenig fester Haqfwerkstoffe (Kohle) durch den Anprall ver
hindert wird. Bei schwacher Siebneigung kann das Herabgleiten des Sieb
gutes durch einen über das Sieb geleiteten Wasserstrom unterstützt werdm: 
Schwemmsiebe. 

Der Kugelrost, Abb. 10. Das Klassieren der Stahl- und Bronze
kugeln für Kugellager erfolgt mit Hilfe eines aus zwei schwach geneigt liegen
den Stahllinealen gebildeten Rostes. Die Spaltweite ist am Kopfende a am 
kleinsten und ver
größert sich 'allmäh
lieh gegen das Fuß- A 
ende b hin. Die am 
oberen Rostende 
aufgelegten Kugeln B 
rollen auf den sorg
fältig bearbeiteten 
geraden Kanten der 
Lineale, die den 

I~=- ==:;~ rcpl 
I «[fF(j(i) (~: b 

Abb. 10. Kugelrost. 

Rostspalt begrenzen, herab, bis sie an die ihrer Größe entsprechende 
Spaltweite gelangen. Das Haufwerk wird hierbei in mehrere Klassen 
geschieden. 

Ähnliche Einrichtungen sind von John Busseyl sowie von John Howard 2 

zum Klassieren von Flaschenkorken angegeben' worden. Der erstere ver
wendet an Stelle der Lineale dünne rotierende Walzen zur Förderung der 
Korkbewegung, der letztere schiebt die Korke mittels eines Förderbandes 
dem Schlitz entlang. 

2. Durch Werfen des Siebgutes gegen die Siebfläche: Wurf
siebe. 

Eine gegen die Siebfläche prallende geschlossene Haufwerkmasse wird 
seitlich der Aufschlagstelle ausgebreitet, wobei die in Richtung der Wurf
bewegung beschleunigten Haufwerkteile bei entsprechender Größe die Sieb
maschen durchdringen. Das einfachste Beispiel bildet der zum Absieben 
von Sand und Kies dienende Durchwurf, d. i. ein unter 60° geneigt auf
gestelltes Plansieb von 1,2 bis 1,5 qm Sieb~läche. Dasselbe ist entweder als 
Stengelsieb aus Rundeisenstäben mit 8 mm Spaltweite oder als Maschen
sieb mit 10 bis 24 mm großen Maschen ausgebildet. 

Für mechanischen Betrieb eingerichtete Prallsiebe werden in der Getreide
müllerei und der Hartzerkleinerung zum Absieben (Sichten) der Feinmehle 
verwendet. Nach Hiller 3 baut die Firma Gebr. Seck A.-G. in Dresden 

1 Eng!. Pat. Nr. 1047 vom 22. März 1875. 
2 Eng!. Pat. Nr. 3830 vom 4. November 1875. 
3 Zeitsehr. d. Ver. deut~eh. lng. 1 !HO, S. 2201. 
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derartige Sichtmaschinen. Sie besitzen nach Abb. 11 einen feststehenden 
zylindrischen Siebmantel a, in dessen Innerem ein SclJ.leuderrad b rasch 
umläuft. Dasselbe saugt Luft durch den Fülltrichter c an und treibt sie 
nebst dem durch c eintretenden Mehl durch das Sieb in eine Kammer d, 
in der sich die Luft von dem Mehl treJ;mt und aus der sie von neuem ange

A 

8 

Abb. 11. Prallsieb. 

saugt wird. Mit dem Schleuderrad um
laufende Blechkegel e fördern das herab
fallende Si~htgut in den Bereich der 
Wurfschaufeln des Rades. Das Mehl ent
weicht bei I, der Rückhalt bei g. 

3. Durch Verreiben des Sieb
gutes auf dem Sieb: Reibsiebe. 

Das Verreiben hat neben der Ver
teilung des Siebgutes auf dem Sieb zu
gleich das Auflockern und Zerteilen von 
Klümpchen zum Zweck, die sich in 
trockenem oder feuchtem mehlfeinen 
Siebgut leicht bilden. Es findet vor-

Abb. 12. Reibsieb. 

nehmlich beim Absieben von Erdfarben, als Stärkesieb, zum Klären VOll 

Appreturmassen u. dgl. Anwendung. 
Nach einer Bauart von Dollfuß, Mieg & Co. in Mülhausen 1, die Abb. 12 

in den Grundzügen wiedergibt, rotiert das den Boden eines Rumpfes a bildende 
Plansieb b langsam, während eine an der Achse c hängende und durch das 
Gewicht d belastete Bürste e über der Siebfläche hin und her schwingt und 
diese bestreicht. 

Die Reibsiebe werden auch mit feststehenden kreisförmigen Plansieben 
gebaut, die in ein zylindrisches Gehäuse eingesetzt sind und von umlaufenden 
Bürsten bestrichen werden. Dabei werden zuweilen Siebe mit verschiedener 
Lochweite übereinander geordnet. 

1 Depierre: Die Appretur der BaumwoUgewebp. Wipn 1888, f-\. 81. 
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b) Bewegte Siebe. 
1. Bewegung einzelner Siebteile. 

Für großstückige Haufwerke von geringer Festigkeit, wie weiche Kohle, 
Kalisalze usw., ist der Sturz über stark geneigte Gitter vielfach mit der Zer
trümmerung des Stoffes verbunden. Ein Mittel, auch bei geringer Neigung 
des Gitters das Fortschreiten und Verteilen des Gutes auf dem Sieb zu fördern, 
erkannte Briartl in der beweglichen Anordnung einzelner Roststäbe. Bei 
der nach ihm der Briartsche Rost benannten Sieb maschine besitzen die 

o A 

Abb. 18. Briartscher Rost (Lührig). 

I 
j a 

! 

R08tstäbe nur 4 bis 18 0 Neigung gegen die Wagerechte. Die Stäbe sind ab
wechselnd fest und beweglich angeordnet. Lührig machte sämtliche Stäbe 
beweglich und hebt und senkt sie in wechselnder Folge. Die unteren Stab
enden ruhen hierbei, wie die Abb. 13 zeigt, auf einem von den Ketten a ge
tragenen Quersteg b. Die oberen Stabenden sind durch Exzenterc gestützt, 
die mit der Welle d umlaufen und so mit ihr verbunden sind, daß benach
barte Stäbe entgegengesetzt bewegt werden. Der Schwingllngswinkel der 
Stäbe beträgt hier-
bei 12 bis 15 0 • Die 
Roste sind beispiels
weise 3500 mm lang, 
1580 mm breit· und 
besitzen 13 bis 35mm A 
breite Spalten. Ihre 

Stundenleistung 
steigt bis auf 80 bis 
100 t Förderkohle. !J 

Distl und Susky 
in Kladno 2 verteilen 
das Haufwerk auf 
schwach geneigten 
Sieben nach Abb. 14 

Abb. 14. KalIberrost von Dilil und SUlky. 

mittels dreieckiger Scheiben a, die reihenweise so in den Rostspalten liegen, 
daß sie Durchlaßöffnungen von bestimmter Größe zwisohen sich las8en. 

1 Engl. Pat. Nr. 2315 vom 2. September 1871. 
2 DRP. Kr. ~ 997 vom 22. November 18!H und Nr. 76569 vom 31. August 1892. 
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Die Scheiben sitzen auf quer zu den Roststäben gelagerten Achsen, die mit 
gleicher Winkelgeschwindigkeit umlaufen, und schieben bei der Drehung 
das den Rost bedeckende Siebgut dem Fuß des Rostes zu. Damit die 
Durchlaßöffnungen bei jeder Stellung der sich drehenden Scheiben die gleiche 
Größe behalten, sind die Scheiben als gleichseitige Bogendreiecke geformt!. 

2. Bewegung des ganzen Siebes. 
Plansiebe. Der durch ein Platten- oder Websieb gebildete Siebkörper 

ist entweder kreisförmig oder rechteckig gestaltet. Im ersteren Falle wird 
er mit einem Rahmen umgeben, der die ganze Siebfläche umspannt und so 
hoch über sie hervortritt, daß das Siebgut während der Bewegung des Siebes 
zusammengehalten wird. Nach dem Absieben findet die Entfernung des 
Siebrückstandes durch Umstürzen des Siebes statt. Rechteckig gestaltete 
Siebkörper erhalten in der Regel nur einen teilweisen Rahmenumschluß ; 
die eine Schmalseite bleibt frei, so daß an ihr der Austrag des Siebgroben 
erfolgen kann. Zum Zweck des längeren VeIweilens des Siebgutes auf dem 
Sieb findet die Aufgabe des Gutes an der anderen, vom Rahmen umschlossenen 
Schmalseite statt, damit es während des Verteilens dem Austragende zu
wandere. Den Antrieb hierzu erhält das Siebgut durch die Bewegung des 
Siebes. 

Die Bewegung ist entweder eine Schüttel- oder Stoßbewegung. Es 
werden hiernach Schwingsiebe und Stoßsiebe unterschieden. Meist 
erfolgt die Bewegung in der Richtung der Siebebene, zuweilen atlCh senk
recht dazu. 

Das Vor- und Zurückschwmgen der Schwingsiebe erfolgt nach gleichem 
Bewegungsgesetz. Bei wagerechter Lage der Siebebene schwingen Sieb und 
Siebgut um einen gemeinsamen Schwingungsmittelpunkt, aber infolge der 
Trägheit des auf dem Sieb schwimmenden Siebgutes mit verschieden großen 
Ausschlägen. Es gleitet daher das Gut auf der Siebfläche und wird auf ihr 
verteilt .. Eine Neigung des Siebes gegen die Austragseite bewirkt außer der 
Verteilung, daß sich das Siebgut in folge seiner in der Neigungsrichtung 
liegenden Gewichtskomponente schrittweise der Austragseite zu bewegt. 

1 Bezeichnet nach Abb. 15 
r den größteri Scheibenhalbmesser, 
eden Mittenabstand der Scheibenachsen, 
a die Durchlaßweite zwischen zwei Scheiben, 

und ist der Bogenhalbmesser gleich der 
Dreieckseite, so ist füt einen beliebig 
gewählten Stellungswinkel IX 

2rcos30o-rcoslX +a+rcos" =C. 
woraus 

a -. C - 2 T eos 30° = KonHtante. 
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Bei Stoßsieben folgt einem langsamen Ausschub entgegen der Austrag
richtung ein rascher und plötzlich unterbrochener Rückgang des Siebes· in 
der Richtung des Austrages. Das Siebgut nimmt an dem Hin- und Rückgang 
des Siebes ohne Lagenänderung teil, löst sich aber bei der Unterbrechung 
des Rückganges von dem Sieb ab und eilt infolge seiner Trägheit weiter. 
Es wird hierbei verteilt und ausgetragen, gleichviel ob das Sieb wagerecht 
liegt oder nicht. 

Die Handschwingsiebe besitzen einen meist aus Tannen- oder Fichten
holz durch Spalten und Biegen hergestellten zylindrischen Rand (Siebrand}, 
der den kreisförmig aus einem Siebgewebe geschnittenen Siebboden um
schließt. Die Befestigung des Bodens am Rand geschieht durch Überschieben 
eines Reifens, der mit dem Rand durch Draht
hefte verbunden wird. ·Zuweilen besteht der 
Siebrand auch aus Blech. 

Die Handschwingsiebe haben 100 bis 
500 mm Durchmesser und etwa 120 mm 
Randhöhe. Zuweilen werden mehrere mit 
Siebböden verschiedener Maschenweite be- A 
spannte Rahmen so übereinander gestellt; 
daß in den obersten Rahmen eingetragenes 
Haufwerk bei einmaligem Durchgang in 
mehrere Klassen geschieden wird. Der 
oberste Rahmen enthält dann das weit
maschigste Sieb. 

Das Schütteln des mit Siebgut bedeck-
ten . Siebes erfolgt entweder freihändig durch 
Erfassen des Siebrahmens mit den Händen 8 
und geeignete schwingende Bewegung der 
Arme, oder es wird der Rand des Siebes 
durch eine Walze unterstützt,' so daß die 
Arme entlastet werden und nur die Hin-
und Herschiebung auszuführen haben. Für 
das Absieben größerer Siebgutmengen er

b 

b 

Abb. 16. Siebtisch. 

weist sich ein nach Abb. 16 an federnden Stäben a aufgehangener Siebtisch 
b vorteilhaft, der von einem Kurbelgetriebe c in Kreisbewegung versetzt 
wird. Auf ihn wird das Sieb d gestellt, so daß es an der Bewegung teil
nimmt. Durch Abdecken qes Siebrahmens kann hierbei das Verstäuben 
mehlfeinen Siebgutes verhindert werden. 

In Kreisbahnen schwingende Siebe sind durch Haggenmacher 1 dadurch 
für den Großbetrieb in Getreidemühlen, Zementfabriken usw. verwendbar 
gemacht worden, daß das Siebgut einem rechteckig gestalteten Sieb an einer 
Stelle in der Nähe des Siebrandes zugeführt wird, allmählich über die ganze, 

1 DRP. Nr. 46509 von! 28. Mai 1887 und Nr. 46985 vom 28. Mai 1887, ferner 
Bulletin de Ia Rociete d'encouragement 1895, S. 933. Zeitsehr. d. Ver. deutsch. Ing. 
1911. S. 717. 
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zuweilen bis 0,8 qm große Siebfläche wandert und der Siebrückhalt das Sieb 
an einer von der Zufuhrstelle entfernten Stelle verläßt. Die Wanderbewegung 
wird dem auf dem Sieb schwimmenden Siebgut hierbei durch Leisten · erteilt, 

, , , , , 
die auf der Siebbespannung auf
sitzen und an deren Schwing
bewegung teilnehmen. Durch diese 
Leisten wird die SiebfIäche, wie 
die Abb. 17 zeigt, · in eine Anzahl 
rechteckige Abschnitte geteilt, inner
halb deren das bei Eeingetragene 
Siebgut bei der Schüttelbewegung 
wiederholt gegen die. Leisten ge-

E • A schleudert und von ihnen zurück-
~L-~~~------~--~ t Weg des J/ebgvles { geworfen wird. Es ' fließt in sich 

Ein/rag Aus/rag wiederholt kreuzenden Bahnen auf 
Aub. 17. Sieb von Ha!lgenmach... langem Wege über die Siebbes~an-

nung der Austragstelle A zu und 
findet hierbei immer erneut Gelegenheit zur Scheidung. Durch übe~einander
ordnen mehrerer solcher Siebe kann der Siebrückhalt mehrfach der Klassierung 
unterzogen werden. 

Die Einrichtung eines Formsandsiebes mit Längsschüttelung gibt Abb. 18 
wieder. Der Siebrahmen a wird von den Schwingstützen b getragen. Zwei auf 

einer umlaufenden Welle 
flitzende Exzenter d er
teilen ihm die Schütte

r-.-...:ct:yT~:----:-a.~ ...... _.J:::~~ e lung, durch die das auf 
das Sieb aufgegebene 
Siebgut verteilt und der 
Siebrückhalt bei e, der 
Siebdurchlaß bei I aus
getragen werden. 

Abb. 18. Schüttelsieb. 

Siebmaschinen, die das Siebgut in mehr als zwei Klassen scheiden, finden 
vornehmlich bei der Erz- und Kohlenaufbereitung Verwendung. Sie werden 
entweder als Plan- oder als Stufensiebe ausgeführt und lJlit Schüttel- oder 
Stoßbewegung verRehen. Dem mit ihrem Betrieb verbundenen ratternden 
Geräusch zufolge werden derartige Siebmaschinen auch Rätter (Plan- und 
Stufenrätter) genannt!. Die Siebe erhalten 10 pis 20° Neigung gegen die Aus
tragseite, einen Ausschub von 55 bis 80 mm bei Schüttelung, von 25 bis 55 mm 
bei Stoßbewegung. Die Abb.19 gibt die Einrichtung eines stoßweise bewegten 
Stufenrätters wieder. Der Siebrahmen a ist pendelnd an Ketten oder Stäben b 
so aufgehangen, daß er infolge seines Eigengewichtes bestrebt ist, nach der 
Austragseite c hin zu fallen, wenn er durch das Daumenrad d in entgegen
gesetzter Richtung ausgelenkt wurde. Der Fall des frei werdenden Rahmeml 

1 Über dcn Begriff "Rätter" vergl. auch Bekenner-Jüngst: Lehrbuch der EIZ

und Stcinkohlenaufbereitung. Stuttgart 1913, S. 522. 
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wird' durch den Anprall der Nase e an den festliegenden Prallklotz I unter
brochen, wobei das Siebgut über die Siebfläche gleitet und der Rückhalt ' 
jedes Siebes durch die Seitenausläase g der Rabmenwände ~usgetragen wird. 
Das Siebfeine fließt auf den Rahmenböden h dem folgenden feineren Siebe 
zu, um hier nochmals geschieden zu werden. Zum Zweck der Raumersparnis 
werden die Siebe · auch in senkrechter Richtung übereinanderliegend ange
ordnet (Gestellrätter, Pendelrätter von Karlilc1 ). 

Trommelsiebe. Durch prismatische, zylinder- oder kegelförmige Ge
staltung des Siebes und fortlaufende Drehung der so entstehenden Sieb
trommel um ihre geometrische Achse wird ein steter Wechsel der zum Schei
den des Siebgutes dienenden Siebfläche erreicht. Mit ihm ist die Stetigkeit 
des Verteilens und Austragens, also auch die Erhöhung der Leistung des 
Siebes in der gleichen Weise verbunden wie bei dem in Kreisschwingung 
versetzten Plansiebe 
H aggenmachers.Ande
rerseits bedingt die Ste
tigkeit der Siebdrehung 
für eine bestimmte A 
Leistung im Vergleich 
zu dem längs- oder q uer
geschüttelten Plansieb 

V 
/~;~ . a~g I 

I 

Ib 

~ok 
e I, 

g 
die Verkleinerung der er
forderlichen Siebfläche, 
also eine häufig als 
zweckmäßig empfun- B 
dene Raumersparnis. 

-r '" ii k ~ " 

1t====..!J 

Die Austragbewe
gung ist bei der Sieb
trommel die Folge einer 

Abb. 19. StufenrAtter. 

geringen Neigung der Siebfläche. Meist genügen hierfür schon 3 bis ;} 0. Bei den 
Prismen- und Zylindersieben wird sie durch schräge Lage der Trommelachse
erzielt, bei dem Kegelsiebe folgt sie bei w!,-gerechter Achsenlage aus der Neigung' 
der Kegelseite. Die Siebe sind bei den Prismensieben meist ebene Websiebe 
und werden auf rechteckige Rahmen gespannt, die in die Seitenwände eines 
prismatischen Gestelles eingesetzt sind. Zu Zylinder- und Kegelsieben werden 
meist Blechsiebe verwendet, die in die Zylinder- bzw. Kegelform gebogen 
werden. Ihre Verbindung mit der Trommelwelle geschieht durch dünnarmige 
Radsterne, die auf der Welle befestigt sind und die Enden der Siebrohre tragen. 
Die Bildung von mehr als zwei Klassen erfordert das Hintereinanderordnen 
von Siebrohren verschiedener Lochung und gleichem oder zunehmendem 
Durchmesser. Es werden hiernach gerade Siebtrommein und Stufen
t ro m m el n unterschieden. Die Siebreihe beginnt bei der geraden Sieb
trommel (s. Abb. 20), ebenso wie bei den mehrfachen Plansieben mit der fein
sten und endet mit der gröbsten Lochung. Zuweilen werden bei Zylinder-

1 DRP. Nr. 31 232 vom 24. April 1884. 
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sieben· die Siebrohre in umgekehrter Reihenfolge gleichachsig umeinander 
gelegt, derartige Siebe werden auch Spiralsiebel genannt. Die gleiche Loch
folge wie die Stufensiebe erhalten die abgestuften Kegelsiebe, Abb. 21, bei 
denen die Siebe a von geschlossenen Mänteln b umhüllt sind, die den Sieb
durchlaß auffangen und dem folgenden Siebe zuleiten. Die Siebstufen sind 
durch ringförmige Scheidewände c getrennt; diese halten das Siebgrobe zurück, 
damit es durch die vor ihnen liegenden Kanäle d abfließe. 

Die Länge und Zahl der Siebringe mit gleicher Lochgröße richtet sich 
nach dem Gehalt des Siebgutes an Körnern gleicher Größe. Beispielsweise 
würde die Scheidung von Klarkohle, die aus 50 v. H. Staubkohle « 9 mm) 
und je 25 v. H. Grus (9 bis 18 mm) und Nüssen (18 bis 40 mm) besteht, zwei 

I 

Abb. 20-21. Trommelsiebe. 

gleichlange Siebringe von 9 mm und einen Siebring von 18 mm Lochweite 
erfordern. 

Für die gleichzeitige Aufbereitung größerer Haufwerkmengen werden 
die Siebe gleicher Lochung auf mehrere Siebtromrnein verteilt, die neben· 
einander geschaltet sind und deren Scheidegut ~usammenfließt (z. B. Auf
bereitung von Filterkiesen 2). Andererseits wird das Hintereinanderschalten 
mehrerer getrennter Siebtromrnein verschiedener Lochung benutzt, um das 
Siebgut in eine größere Anzahl von Klassen, Erzhaufwerk von 0 bis 25 mrn 
Korngröße, z. B. in 14 Klassen, zu zerlegen 3. 

1 Spiralsicb von Nicquet: Eng!. Pat. Nr. 1431 vom 9. Juni 1863; von Schmitt: 
Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salincnwcsen 1883, 31, 213. 

2 "Steinbruch" 1908, S. 403f. 
3 Zeitsehr. f. Berg-. Hütten- u. Salinenwesen 1878, So 153. 
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Die Leistung der Trommelsiebe hängt außer von der Beschaffenheit 
des Siebgutes von der Größe und Anordnung der Sieblöcher und der Größe 
der in der Zeiteinheit benutzten Siebfläche, also von der Länge und Umfangs
geschwindigkeit des Siebes, ab. Von diesen ist die letztere an den Grenzwert 
gebunden, der durch diejenige Drehschnelle gegeben ist, bei welcher das Sieb
gut an dem Trommelumlauf teilnehmen würde. Bei den in Betracht kommen
den Trommeldurchmessern von 600 bis 3500 mm würde diese Grenze bei 
ungefähr 1,75 bis 4 m/Sek. liegen. Die tatsächlich angewandten Umfangs
geschwindigkeiten betragen etwa 1/2 bis 1/3 hiervon, also rd. 800 bis 1200 mm 
in der Sekunde. Hierbei entspricht der größere Wert dem größeren Durch-. 
messer. 

Die auf 1 qm Siebfläche und 1 Stunde bezogene Siebleistung schwankt 
bei der Ungleichheit der Arbeitsverhältnisse in weiten Grenzen. Sie betrug 
z. B. bei einem zum Reinigen von Rohreis dienenden Trommelsieb von 
.d = 900 mm, l = 3500 mm und n = 15 t/Min. L = rd. 400 kg/Std.; 
dagegen bei einem der KohlenkIassierung dienenden vierstufigen Spiralsieb 
von d = 2180 mm größtem Durchmesser, l = 1500 mm und n = 8 tJMin. 
L = 3000 kgjStd. 

B. Das Klassieren auf dem Herd. 
Gemengteile von verschiedener Dichte, aber von gleichem Gewicht be

sitzen verschiedene Größe. Aus· solchen GemengteiIen zusammengesetzt<.> 
Haufwerke können mit Hilfe eines Wasserstromes klassiert werden, wenn 
ihre stoffliche Beschaffenheit die Wasserbenetzung zuläßt und die Korngröße 
1 mm nicht übersteigt. Beide Bedingungen sind insonderheit bei mehlfein 
gemahlenen Erzen erfüllt. Für diese ist die HerdkIassierung daher von be
sonderer Wichtigkeit. 

Voraussetzung für das Gelingen des Klassierens ist, daß das ~rzmehl 
auf einer ebenen, schwach geneigten Unterlage ab, Abb. 22, dem Herd, 
in möglichst dünner Schicht ausgebreitet 
ist und die Dicke des über den Herd 
fließenden Wasserstromes der Schicht· 

mm 

dicke möglichst gleicht. Auf eine der- a W~~~~W~;m~~(b 
artige dünne fließende Wasserschicht 
übt die Bodenreibung einen so erheb Abb. 22. Herdklassierung. 

lichen Einfluß aus, daß die Wassergeschwindigkeiten und daher auch die 
von den Wasserteilehen auf die Erzmehlkörner ausgeübten Stoßkräfte (s} S2) 

von der Herdsohle nach dem Wasserspiegel hin an Größe zunehmen. Die 
verschieden großen, aber gleichschweren Erzteile erleiden daher auch einen 
verschieden großen Antrieb in der Fließrichtung des Wassers; sie werden 
von diesem verschieden rasch fortgeschwemmt und gelangen an getre;mten 
Stellen der Herdfläche zur Ablagerung. 

In der Regel besteht der Herd aus einer ebenen, 3,5 bis 4 m langen, I bis 
1,75 m breiten Tafel aus glatt gehobelten, gut gefügten lind astfreien Holz-

Fis c her, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 2 
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brettern oder aus Eisen, die an den beiden Langseiten und an einer der Quer
seiten (dem Kopf des Herdes) mit einem niedrigen Rand umsäumt ist.· Die 
randfreie Querseite wird der Fuß des ·Herdes genannt. W. Brunton in Corn
wall l verwendete erstmalig als Herd ein ebenflächig ausgespanntes, 1 bis 1,5 m 
breites Fördertuch, das rückwärts zum Zweck der Reinigung durch ein Wasser
bad läuft. 

Das zu scheidende Herdgut wird dem Herd am Kopf zugeführt, nach
dem es mit Wasser zu einer Trübe gemischt wurde, die je nach der Mehlfeine 
des Gutes 100 bis 600 kg und mehr Erzmehl auf 1 cbm Wasser enthält. Das 
Erzmehl lagert sich entsprechend seinem verschiedenen Gehalt an Erz und 
damit auch seiner verschiedenen Dichte und Korngröße derart auf der Herd
fläche ab, daß das GehaItreichste am Kopf des Herdes gefunden wird, 
während das an dem offenen Fuß des Herdes abfließende Wasser die spezi
fisch leichtesten und größten, aus "Bergen" bestehenden Mehlteile fortführt. 

8 

------·-~t 
Abb. 23. Stoflherd. 

Das Belegen des Herdes erfolgt entweder im Verlauf weniger Minuten 
mit einer dünnen Mehlschicht, die nach dem Darüberleiten reinen Wassers. 
dem Lä u tern, durch Abkehren mittels eines Rutenbesens entfernt wird 
(Kehrherd), oder es wird auf eine längere Zeit ausgedehnt. Hierbei sammelt 
sich auf dem Herd eine mehrere Zentimeter dicke Erzschicht, deren sich stetig 
'erneuernde Oberfläche die Herdsohle vertritt und von der Trübe überrieselt 
wird. Der Dickenausgleich und die Festigung dieser Schicht geschieht bei 
dem Rundherd, bei dem die Herdsohle durch einen Voll- oder Hohlkegel 
gebildet wird (Kegel- bzw. Trich terherd), durch darübergleitende Streich
leisten, bei dem ebensohJigen Stoßherd durch Neigungsänderung der Herd
fläche und Zusammenstauchen des Herdbelages oder Herdsatzes. 

Die Kehr- und Rundherde sind festliegende Herde. Die Herdplatte 
des Stoßherdes, dessen allgemeine Einrichtung die Abb. 23 ersehen läßt. 

1 Engl. Pat. Xr. 10378 vom 2. November 1844. 
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ist pendelnd aufgehangen. Dem größeren Gehalt des Herdgutes an hoch
haltigem Erz entsprechend, nimmt die Dicke des Herdbelages nach dem Fuß
ende des Herdes hin ab, so daß mit dem Fortschreiten der Herdfüllung die 
Neigung der Schichtoberfläche und damit die Geschwindigkeit der darüber
fließenden Trübe zunimmt. Um der hierdurch eintretenden Störung der 
Klassierung entgegenzuwirken, können die den Herdfuß tragenden Ketten 
auf eine Walze (a) aufgewickelt und dadurch verkürzt werden, wobei sich 
die Neigung des Herdes vermindert. Ein Sperrwerk b sichert dabei die neue 
Lage des Herdes. Die Pendelaufhängung ist so gewählt, daß der Herd, wenn 
er durch den Hubdaumen c gegen das Fußende hin langsam verschoben 
wurde, nach dem Freiwerden rasch gegen das Kopfende hin zurückfällt, 
bis der Prallklotz d die Bewegung plötzlich hemmt. Da auch der Herdbelag 
an der Fallbewegung teilnimmt, so bewirkt die hierbei in ihm aufgesammelte 
Energie bei dEm Kopfstoß des Herdes sein Zusammenstauchen und Ver
dichten. Der verschiedenen Mehlfeinheit entsprechend wechselt bei einer 
Ausschubgeschwindigkeit von 126 bis 316 mm/Sek. der Ausschub des Herdes 
zwischen 12 und 130 mm. Die Fallhöhe wird zu 3 bis 20 mm gewählt. 
Das Belegen des Herdes erfolgt unter Benutzung einer allmählich an ~reite 
zunehmenden Teil tafel e, auf welcher kleine, versetzbare Klötzchen (Happen) 
den aus der Rinne I zufließenden Trübestrom so. in dünne Einzelströme 
zerlegen, daß er sich in dünner Schicht gleichförmig über die Herdfläche er
gießt. Nachdem der Herdbelag eine mittlere Schichtdicke von etwa 50 bis 
60 mm erreicht· hat, wird er nach Stillsetzim des Herdes durch felderweises 
Ausstechen mittels eines Spatens von dEm Herde entfernt und dadurch in 
Klassen von annähernd gleichem Erzgehalt geschieden. 

Einen Stoßherd mit wandelnder Tischfläche und selbsttätigem Aus
trag des Herdbelages haben Huet und Geyler1 angegeben. 

II. Die Scheidung nach der Stoffart der Gemeng
teile oder das Sortieren. 

A. Das Klauben. 
Haufwerke, die aus einem <kmenge von Teilstücken verschiedener Stoff

art bestehen, deren Erkennungsmöglichkeit sich auf die äußere sichtbare 
Erscheinung, insbesondere auf Verschiedenheit der Farbe, des Glanzes, der 
Form oder der Größe gründet, oder deren Verschiedenheit in Abweichungen 
des absoluten Gewichtes, des magnetischen oder elektrischen Verhaltens 
beruhen, können durch Auslesen oder Klauben in Haufwerkgruppen 
gleichen Stoffinhaltes geschieden werden. Farben- und Glanzunterschiede 
sind allein dem menschlichen Auge erkennbar. Auf ihnen beruhende Klaub
arbeit fällt daher stets der unmittelbaren menschlichen Beobachtung und 
der Tätigkeit der Menschenhand zu. 

1 11:tudes sur l'exposition de 1873 a Paris. Bd. III, S. 113 u. 114. 

2* 
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a) Das Handklauben. 
Die geringe Leistungsfähigkeit der menschlichen Hand beschränkt das 

Handklauben auf Haufwerke bis herab zu 30 mm Korngröße, deren Teil
stücke leicht erkannt, erfaßt und ausgehoben werden können. Das Auslesen 
erstreckt sich hierbei zweckmäßig auf diejenigen Haufwerkteile, deren Art 
den kleineren Anteil des Haufwerkes ausmacht. 

Auch Formunterschiede können als Erkennungsmerkmale bei der Hand
scheidung dienen, z. B. bei dem Belesen oder Noppen der Gewebe. Im 
allgemeinen eignet sich die Formauslese jedoch ebenso wie die Scheidung 
nach dem magnetischen Verhalten mehr für die mechanische Ausführung, 
um so mehr als es sich hierbei meist um kleinkörnige Haufwerke, also um 
eine große Anzahl zu prüfender Einzelkörper, handelt. 

Auch bei der Handscheidung sind mechanische Einrichtungen mit Vor
teil anwendbar. Ihnen fällt aber nicht die Auslese selbst, sondern das Herbei
schaffen des Lese- oder Klaubgutes an die Beobachtungsstelle zu. Sic 
steigern die Leistung des Klaubers sowohl in bezug auf Menge als auf Güte 
der Leistung, sofern sie ihm ermöglichen, sein Augenmerk allein der Auslesc 

K 
8 

___ L __ ---
Klouber:;/onde 

Abb. 2l. Leseband. 

zuzuwenden. Diese Einrichtungen führen dem Klauber das Haufwerk zn 
und führen nach erfolgter Auslese den Rest von ihm weg. Sie werden in Form 
kreisrunder scheiben- oder ringförmiger Tische, sog. Kla u btischel, meist 
aber in Form von Förderbändern ausgeführt, die dann Klaube- oder Lese
bänder heißen. 

Die Einrichtung eines Lesebandes ist aus der Abb. 24 zu ersehen. Das 
aus Hanfstrick geflochtene und geteerte, aus einem einfachen oder doppelten 
Gummiriemen oder aus einem Drahtsieb von 2 mm Drahtdicke und 10 bis 
15 mm Maschenweite gebildete endlose Band ist 800 bis 1250 mm breit. 
Es ist über zwei Endrollen a und b von etwa 900 mm Durchmesser geführt, 
von denen die Rolle aals Spannrolle dient. Die um 5 bis 8 m von dieser 
entfernte Rolle b erhält den Antrieb (z. B. durch einen Elektromotor c). 
Nach ihr hin ist die Bewegung des Bandes gerichtet, so daß der obere Band
trum, dem in der Nähe von a das .Klaubgut K übergeben wird, der gezogene 
und daher gespannte ist. Dieser Trum bildet den ebenen oder, wie in der 
Abbildung dargestellt, muldenförmigcn Klaubtisch. Seitlich des Bandes, 
etwa 900 mm unter ihm, befindet sich ein mit Rückenlehne d versehener 

1 Zcitschr. f. Berg-. Hütten- u. Salincnwc~('n 1878, So 188. 
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langer Tritt e, auf dem in 600 mm großen Abständen die Reihe der KIaub
arbeiter steht. Sie ergänzen sich gegenseitig in der Lesearbeit, während das 
Klaubgut mit 100 bis 300 mm Geschwindigkeit in der Sekunde an ihnen vor
überläuft, und legen das Ausgeklaubte seitlich ab .. Der auf dem Band ver
bleibende größere Rest des Gutes wird an der Antriebstelle b von ihm abge
worfen. 

Derartige Lesebänder finden auf Kohlengruben bei der Trennung der 
Schiefer von der groben Stückkohle, in Erzaufbereitungsanstalten beim 
Trennen der Berge von den erzhaItigen Stücken, in Knochenmehlfabriken 
beim Sortieren der Rohknochen usw. Anwendung. Beim Erzklauben rechnet 
man mit Stundenleistungen von 25 bis 100 t Erz von mehr als 30 mmStück
größe. Der Arbeitsverbrauch eines Lesebandes schwankt zwischen 0,5 und 
1 PS. 

Um die Beschädigung leichtzerbrechlichen Klaubgutes beim Abwerfen 
durch das Leseband zu verhüten, schaltet Ernenputsch l Becher in das aus 
gelenkig verbundenen Metallplatten bestehende Band ein, welche den Lese
rest aufnehmen und abführen. 

b) Das mechanische Klauben. 
Bei geeigneter Gestalt des Klaubgutes kann der feste oder wandelnde 

KIaubtisch zur selbsttätigen Verrichtung der Klaubarbeit benutzt werden. 
Hierher gehören zwei einfache, früher in Getreidemühlen zu findende Ein-
richtungen zur Abscheidung der 6 
kugligen Unkrautsamen (Wicken, 
Raden) aus einem, aus länglichen 
Körnern bestehenden Getreidevor
rat. Die eine dieser Einrichtungen 
'besteht nach Abb. 25 aus einem 
Kegel b von etwa 3000 mm Grund- , -,c.. ________ ~ ..... 
kreisdurchmesser und 35° Seiten
neigung, um dessen unteren Rand 
in geringem Abstand ein kegelför-
miger Ring a gelegt ist, der den Rand liing//ch 

etwas überragt. Ein an der Spitze Abb. 20. Lesekegel. 

de; Kegels b zugeführter Getreide-
strom G fließt, sich ausbreitend, unter fortschreitender Vereinzelung der Körner 
über den Kegelmantel herab. Hierbei erlangen die kugligen Samen infolge 
geringeren Reibungswiderstandes eine größere Geschwindigkeit und Energie 
als die Getreidekörner und überspringen den Ring, während die Körner durch 
den Spalt herabfallen. 

Die zweite der Einrichtungen besteht aus einem unter etwa 15° gegen 
die Wagerechte geneigten, mit etwa 300 mm Sekundengeschwindigkeitanf
wärts laufenden Leseband, dem in etwa halber Länge das Getreide zuge
leitet wird. Die runden Samen rollen auf dem Band herab, die länglichcn 

1 DRP. Kr. 94814 vom 16. Fehruar 1897. 
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Körner kommen nach kurzem Abwärtslauf zur Ruhe und werden von dem 
Band emporgeführt und am oberen Bandende abgeworfen. 

Ähnliche Einrichtungen finden in der Schrotfabrikation Anwendung 
und dienen hier zum Auslesen von unrunden oder Zwillingskörnern. GronertI 
hat sie für die Trennung runder und flacher Kaffeebohnen verwendet. 

Aus den Mühlenbetrieben sind diese Einrichtungen durch eine leistungs
fähigere Auslesemaschine: den Trieur des Franzosen Vachon, verdrängt 

y 

l10rner 
Abb. 2(;. "Trieur". 

worden. Das Arbeitsmittel dieser, in der Abb.26 wiedergegebenen Lese
maschine ist eine unter etwa 10° gegen die Wagerechte geneigte drehbar 
gelagerte Trommel a, durch welche der Getreidestrom geleitet wird. Die 
Innenfläche der Trommel enthält eine Vielzahl halbkugeliger Vertiefungen 

~A 
~A 

oder Zellen, Abb. 27 bis 29. Diese nehmen die kugligen 
Samen und gebrochenen Körner auf und heben sie bei 
stetiger Drehung der Trommel bis über den Rand einer 
Mulde b, der nahe an die Innenwand der Trommel heran

~ 
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Abb. ~.'7-29. Trieurblech. 

A tritt (Abb. 26 B). Hierbei fallen die Samen in die Mulde, 
während die länglichen Getreidekörner aus den Zellen 
abgestrichen werden und, von den Samen getrennt, am 
unteren Trommelende austreten. 

fJ Die Trommelwand besteht aus Zinkblech, die 
Zellen sind durch Prägen oder Fräsen eingearbeitet. 
Das letzere, von Heid 2 angegebene Verfahren liefert 
gegenüber dem Prägverfahren scharfkantig begrenzte 
Zellen, die eine genauere Ausles~ ergeben, und ermög-
licht auf der gleichen Fläche die Vermehrung der 

Zellen um etwa 25 v. H. Hierdurch wird sowohl die Güte wie die Größe 
der Leistung des Trieurs erhöht. Die Zellenweite und Zellentiefe werden der 
Größe der auszulesenden Gemengteile angepaßt. Die erstere schwankt 
zwischen 1,9 bis 12 mm. 1 qm Lesefläche enthält etwa 5000 bis 25000 Zellen. 

1 DRP. Nr. 20 384 vom 28. April 1882. 
~ Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng. 1899, H. 381. 
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Die Leistung eines Trieurs, auf das von ihm geschiedene Gemenge be
zogen, kann für 1 qm Lesefläche und 1 Stunde zu 0,1 bis 0,2 kg Getreide 
angenommen werden. Je nach der Größe des Trieurs beträgt die in der Stunde 
ausgenutzte Lesefläche bei 0,25 m Umfangsgeschwindigkeit in der Sekunde 
700 bis 2000 qm. Die Größe der Trommel schwankt etwa zwischen 

d = 450 mm, l = 800 mrn und d = 550 mm, l = 2500 mm. 

Bei großen Trieuren wird die Entleerung der Mulde mittels einer Förder
schraube bewirkt!. 

Haufwerke faseriger Körper, wie sie in der Woll- und Baumwollspinnerei 
zur Verarbeitung gelangen, werden nach der Haar- bzw. Faserlänge durch 
Kä m me n geschieden. Hierbei wird der freie Teil eines von einer Zange 
erfaßten Haarbündels mittels eines kammartigen Werkzeuges durchfahren 
und die nicht von den Zangenbacken erfaßten Haare ausgestreüt (Kä m m
li ng). Das in der Zange zurückbleibende Bündel nahezu gleichlanger Haare 
wird in der Längenrichtung an früher erhaltene Bündel angelegt und da
durch der Kammzug gebildet. Die mechanische Ausführung dieses Ver
fahrens erfolgt mit Kämmaschinen verschiedener Bauart 2, deren älteste 
von Heilmann erfunden worden ist. 

Verschiedenheiten im Gewicht der Haufwerkteile dienen bei der in Münz
werkstätten benutzten Münzplatten-Sortiermaschine von L. Seyß3 dazu, 
die Stücke gleichen Gewichtes in Gruppen zu sammeln. Zur Gewichtsbestim
mung dient eine gleicharmige Balkenwage, deren Balken eine Anzahl Reiter 
trägt, die bei der Belastung der Wage durch eine Münzplatte der Reihe nach 
so lange abgehoben werden, bis das Meßgewicht der Wage das weitere Heben 
oder Sinken der Platte hindert. Die erlangte Höheneinstellung dieser führt 
zur Gruppenbildung. Beispielsweise liefert eine Wage mit drei Reiterbe
lastungen fünf Plattensorten. Die leichteste Sorte I gelangt zum Einschmelzen, 
die Sorten II und III liegen innerhalb der zulässigen Grenzwerte des Gewichtes, 
IV und V werden durch Justieren erleichtert. Die Wage arbeitet selbsttätig 
und sortiert bei 3,5 Spielen in 1 Minute 230 Platten in der Stunde. Eine An
triebwelle treibt gleichzeitig zehn Wagen. 

Lose Gemenge von Stoffen, die eine verschieden große Durchlässigkeit 
(Permeabilität) für Magnetismus haben, können durch magnetische Auslese 
in Gruppen zerlegt werden. Das Verfahren beruht auf dem verschiooen großen 
Anziehungsvermögen, daß ein Magnet auf diese Stoffe ausübt, wenn sie in 
den Bereich des magnetisch~n Kraftfeldes gebracht werden. 

Unter den für diese Auslese geeigneten Stoffen steht das Eisen obenan. 
Nach ihm sind Kobalt, Nickel, Mangan, Chrom und Platin sowie die meisten 
ihrer c~emischen Verbindungen bzw. Mischungen mit unmagnetischen Stoffen, 
z. B. Zink, Blei, Kupfer usw., für magnetische Kraftlinien mehr oder weniger 
durchlässige Stoffe. 

1 Armenyaud: publication industrielle 1875, S. 481. 
2 Lohren: Die Kämmaschine. Stuttgart 1875. 
3 Wiellcr AUBstellungsbericht 1873, Hartig: Werkzeugmaschinen. 
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Hiernach ist die magnetische Auslese auf die genannten und ähnliche 
Stoffe beschränkt. Unter anderem findet sie Anwendung in Maschinenfabriken 
zum Trennen von Eisen- und Messingfeilspänen, auf Metallhütten bei der 
Gewinnung von Kupferkies (35 Cu, 30 Fe, 35 S) und Zinkblende (67 Zn, 33 S} 
ilUS den Erzen, der Zinkgewinnung aus Gemischen von Zinkerz (Galmei, 
Franklinit) mit Brauneisenstein 1 oder Gl'anat (Calcium-, Mangan-, Eisen-, 
Chrom-, Aluminiumsilicat), der Herstellung der seltenen Erden (Ceroxyd, 
Tonerde, Zirkonerde) aus dem Monazitsand 2, bei der Auslese von Eisen
teilen aus Haufwerken von Körnerfrüchten, Kork, Kohle u. dgl. vor deren 
Zerkleinerung. 

Der Bauart und Arbeitsweise nach werden Gro b - und Feinscheider 
(Korngröße < 3 mm), sowie Trocken- und Naßscheider unterschieden. 
Bei den letzteren vermittelt ein Wasserstrom die Zu- und Abführung des 
feinkörnigen Scheidegutes, wodurch die Körner vereinzelt dem Magneten 
dargeboten werden und Staubbildung vermieden wird. 

Die bei der Scheidung verwendeten Magnete sind vielfach Elektromagnete, 
deren magnetische Krafteinwirkung leicht durch die Zahl der um den Eisen
kern gelegten Drahtwindungen und die in dem Draht herrschende Stromdichte 
bestimmt werden kann. Sie ermöglichen daher auch die Reihenverwendung 
mehrerer verschieden stark magnetisierter Magnete zur Zerlegung eines 
Gemenges in Gruppen von verschiedenem magnetischen Verhalten. Hier
von wird insbesondere bei dem Zerlegen des Monazitsandes sowie bei der 
Scheidung von Erzgemengen Gebrauch gemacht. Beispielsweise wurden aus 
einem Gemenge von Kupferkies und Zinkblende, von dem 100 kg Roherz 
6,7 v. H. Cu und 25,4 v. H. Zn enthielten, an den vier Polen zweier 
hintereinander aufgestellten Magnete mit 2,5 bzw. 6 Ampere Stromstärke 
gewonnen 

während 

l. Pol 31 kg Roherz mit { 18,57 v. H. 
am 

8,41 

2. u. 3. Pol 10,3 kg Roherz mit { 11,5 v. H. 
am 

13,6 

am 4. Pol 

als Abgang 

6,7 kg Rohcrz mit { 5,65 
23,4 

verblieben 

52 kg Roherz mit { 1,95 v. H. Cu. 
41,05 Zn 

v.H. 

Cu 
Zn 
Cu 
Zn 
Cu 
Zn 

Dem Gehalt an Kupfer und Zink entsprechend wurde die Auslese der Polt> 
1,2 und 3 auf Kupfer, die des Poles 4 sowie der Abgang auf Zink verarbeitet-

In einem anderen Falle ergab eine sechspolige Scheidemaschine bei 
der Zinkerzaufbereitung 

1 Der unmagnetische Brauneisenstein (Eisenoxydhydrat) . ist vor dem Scheidplt 
durch lWsten in magnetisches Eisenoxydoxydul übprzuführen. 

2 Monazitsandlager finden sich in Brasilien und Nord.KaroIina (Berg. u. Hütten
mannische Rundschau 1907, Nr. 19) sowie an der Küste von Travancore und von Cochin 
("Steinbruch" 1915, R.374). In 100 TIn. Mmazitsand sind enthalten etwa 46 Tl. Monazit 
mit 8 Y. H. Ceroxyd, 14 Y. H. Zirkonerde, 1,4 Y. H. Thor.en!p. 



am 1. u. 2. Pol 
am 3. Pol 
am 4. u. 5. Pol 
am 6. Pol 
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reinen Franklinit 
Mischung von Franklinit und Granat 
reinen Granat 
Mischung von Granat und Willemit 

und als Abgang ein Gemisch von Willemit, Zinkit und Kalkspat. 
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Elektromagnete sind zuerst von B. Chenot in Paris i. J. 1854 bei Scheide
maschinen verwendet worden 1. Die von ihm angegebene Bauart: eine sich 
drehende Trommel aus Holz oder Messingblech, die eine Anzahl Elektro
magnete umschließt, deren Pole am Trommelmantel liegen, ist mit verschie
denen Abänderungen bis in die Neuzeit beibehalten worden. Andere Bau
arten zeigen reihenweise angeordnete Magnete, die entweder feststehen oder 
in der Reihenrichtung bewegt werden, während das Scheidegut mittels eines 
Förderbandes an ihnen vorübergeführt wird 2. 

Eine neuere Bauart von Magnetscheidern 3 mit umlaufender Trommel, 
die für das Auslesen von Eisenteilen (Nägel, Klammern, Bolzen, Schrauben 
u. dgl.) aus Getreide, Kohlenhauf
werken usw. bestimmt ist, stellt die 
Abb. 30 dar. Die abwechselnd aus 
Eisen- und Messingstäben zusam
mengesetzte, drehbar gelagerte 
Trommel a umschließt einen Elektro
magneten mit sternförmig und ab
wechselnd angeordneten Nord- und 
Süd polen N und S. Die Pole sind 
auf einer exzentrisch zur Trommel 
liegenden Magnetspule b drehbar 
gelagert, so daß die Spule feste 
Stromzuleitungen erhalten kann. 
Infolge der exzentrischen Stellung 
der Magnete treten die Pole nur bei 
c dicht an die Trommelwand heran. 
Hier haften daher die magnetischen 
Teile des der Trommel aus dem 
Speiserumpf d zufließenden Ge

Abb. 30. Klaubmagnet der M.·A. Humboldt. 

menges am Trommelumfang, während die unmagnetischen Teile in den Be
hälter e abrollen. Die ersteren nehmen so lange an der Trommeldrehung 
teil, bis sie infolge Abnahme der Fernwirkung der sich von dem Trommel
umfang entfernenden Magnetpole, sowie infolge des Aufhebens des rema
lIenten Magnetismus der Trommelstäbe in den zweiten Behälter! nieder
fallen. 

1 .Eng!. Pat. Nr. 658 vom 20. März 1854 sowiC' Nr. 1588 vom 7. Juli 1856. 
2 Zahlreiche Bauarten magnetischer ScheidcmaschinC'n siC'hC' .EngilH'pr 1899, S. 249; 

neuere BauartC'n in" Schennen.Jüngsl: Lehrbudl dC'r Erz· und 8tpinkohlenaufbereitung. 
Stuttgart 1913, S. 298 bis 321. 

3 DRP. Nr. Hll 492 \"0111 24. August 1906. 
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Eine Scheide maschine mit allmählich zunehmender magnetischer Kraft 
der Elektromagnete wurde erstmalig von W. Siemens1 für die Abscheidung 
von in Waschgalmei enthaltenem Brauneisenstein konstruiert. Ihrer Bauart 
nach gleicht die Maschine einem Trieur, dessen Zellentrommel durch ein 
aus Ringen zusammengesetztes Eisenrohr ersetzt ist, das dem Austragende 
zu mit allmählich dicker werdenden Schichten von Leitungsdraht umgeben 
ist. Hierdurch wächst die Anziehungskraft der einzelnen Ringe im Ver
hältnis der Abnahme des dem Austragende zufließenden Scheidegutes an 
Magneteisen, so daß eine möglichst vollständige Auslese erzielt wird. 

Die überlegung, daß die Anziehungskraft der Pole eines Hufeisenmagne
ten durch die Vereinigung der zwischen den PoMn übergehenden Kraftlinien 
auf kleinem Raum erheblich erhöht werden kann, führte den Amerikaner 
J. P. Wetheri1l 2 zur Ausbildung eines der Pole zu einem schlanken Keil mit 
sehr schmaler Vorderkante, während der Gegenpol in einer breiten Fläche 

A B 

Abb. 31. Klaubmagnete nach Wetherill. 

endet. Die ihr entsprungene Bauart einer Scheidemaschille geben die Abb. 31 
A und B wieder 3. 

Zwischen den Polen der vier Hufeisenmagnete a b sind Förderbänder 
c und d geleitet, die sich rechtwinklig kreuzen. Das dem Trichter e entfließende 
Scheidegut wird von dem Hauptband c aufgenommen und zwischen die Pole 
getragen und damit in den Wirkungsbereich der sich zwischen diesen aus
breitenden magnetischen Kraftfelder gebracht. Unter den oberen, in eine 
Keilschneide ausgehenden Polen a liegen die schmalen Förderbänder d. Sie 
sind über je drei Laufrollen geführt und befinden sich in stetem Umlauf. 
An ihrer Unterseite haften die von den Schneidpolen a angezogenen magne
tischen Teile des Klaubgutes und werden seitlich des Hauptbandes bei /, 
Abb. 31 B, abgeworfen, während dieses den Rest weiterführt. Hinter dem 
letzten der Lesepole, deren magnetische Kraft von Pol zu Pol sich steigert, 
verlassen die unmagnetischen Gemengteile das Band bei g. Abb. 31 A. 

1 Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1881, S. 233. 
2 DRP. Nr. 92 212 vom 3. März 1896. 
a Näheres siehe Eng. and Min. Journ. 1896, S. 564 sowj(' Korda: La separation 

c1cctromagnetique des minerals, Paris 1905. 
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E. Dreves 1 hat versucht, die technischen Fragen, die bei der Magnet
scheidung auftraten, theoretisch zu untersuehen und die Grundsätze zu er-
mitteln, nach denen die Magnetscheider für den Gebrauch bei der Erzauf-
bereitung durchgebildet werden 
müssen, um einen möglichst guten 
aufbereitungs - technischen Wir
kungsgrad zu erzielen. 

Für das Sortieren unmagne
tischer Gemenge, z. B. bei der 
Trennung der Schalen von Grießen Steil7e 
in Getreidemühlen, kann . die 
magnetische Anziehung zuweilen 
durch elektrische ersetzt werden 2 • 

Eine besondere Gruppe bilden 
diejenigen Auslesemaschinen, die 
zum Sortieren von Gemengen die
nen, deren Einlieger in einem mehr 
oder weniger festen Verband 
stehen. Bei ihnen haben die 

A 

8 

c 
Abb. 82. Steinausleser. 

Klaubwerkzeuge zugleich die Lösung des Verbandes zu bewirken. Beispiele 
hierfür bilden die Steinauslesemaschinen für Ziegeleien sowie die in Spinne
reien zum Abscheiden größerer Fremdkörper, wie Samenll:erne, Ringelkletten 
usw., aus den rohen Spinnstoffen dienenden Einrichtungen. 

Die Steinausleser der Ziegeleien bestehen nach einer Bauart von Ra u
pach in Görlitz aus zwei gegeneinanderlaufenden Walzen a und b (Abb. 32), 
von denen die eine (a) schwache Schr.au- !?ohboumwol/e 0 
bengänge trägt. Der inden Walzenchluck + b 
eingetragene, Steine vonN uß- bis Eigröße 5. __ . _ . _ . 
enthaltende Rohlehm wird zwischen den (~L_. _ . __ . .0' 
Walzen hindurchgezogen, während die r-----, 

Steine zurückgehalten und von den 
Schraubengängen in der Richtung der 
Walzenachsen einer Fangrinne c zuge
schoben werden. Die Walzen haben 
400 mm Durchmesser und bei 600 mm 
Länge 4 bis 5 Schraubengänge. Nach einer 
anderen Bauart sind die beiden Walzen 
kegelförmig und schraubenartig abge-
stuft, so daß sie bei dichtem Zusammen- Boumwolle .fomen orl7er 
stellen auch kleinere Steine zurückhalten. Abb. 33. Sägenegl'eniel'lDa9chine. 

Einrichtungen zum Entsamen (Egrenieren) der Baumwolle bzw. zum 
Entkletten von Schafwolle geben die Abb. 33 und 34 in den Grundzügen 

1 E. Dreves: Untersuchungen über Magnet·Separatoren und deren günstigste 
ArbcitsweiBc. Dr.-Ing.-Dissert. Hannover 1918. 

2 DRP. Kr. 27 537 vom 7. November 1883. 
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wieder. Bei der ersteren (Abb. 33) wird die Rohbaumwolle durch das Förder
tuch a und die Auflockerungswalze b dem Rumpf c zugeführt. Hier werden 
die Fasern mittels sägeartig verzahnten umlaufenden Scheiben d, die durch 

fro//, 

Schlitze der Rumpfwand greifen, 
von den Samenkernen abgezupft, 
während die Kerne zurückbleiben 
und bei e ausgetragen werden. 

Die in Abb. 34 dargestellte Ent
klettungseinrichtung besteht aus 
einem rostartigen Tische a, durch 
dessen Spalten ein Nadelkamm b 
sich auf und ab bewegt. Der Kamm 
durchsticht beim Aufgang das zu 
entklettende Wollband, das die 

Abb.3i. Woll.Entkletter. Walzen c und d in gespanntem Zu-
stand über den Tisch führen, und 

hebt auf seinem Weg befindliche Kletten (e) einer umlaufenden, mit Kratzen 
bezogenen Abnahmewalze f zu, aus der sie der Schläger fI in die Fang
rinne h wirft. 

B. Das Ausfällen. 
Ist die stoffliche Verschiedenheit der Gemengteile eines Haufwerke" 

mit Unterschieden in der Dichte verbunden, so führt die Scheidung nach 
dem spezifischen bzw. absoluten Gewicht zugleich zu einer Scheidung nach 
der Stoffart. 

Im allgemeinen wird hierbei die Scheidung unter Beihilfe einer 
Flüssigkeit vorgenommen, die entweder schon ursprünglich einen Teil 
des Gemenges bildet oder die diesem nachträglich zum Zweck des 
Scheidens beigefügt wird (Scheideflüssigkeit). Die freie Bewegung der 
Gemengteile in der Flüssigkeit wird durch den Widerstand beeinflußt, 
den die Flüssigkeit infolge ihrer Dichte und Zähigkeit der Bewegung 
entgegensetzt. Von ihm hängt daher auch die Geschwindigkeit ab, mit 
der sich die Teile in der Flüssigkeit bewegen. enter dem Einfluß gleich
großer Triebkräfte stehende und gleichen Widerstand findende Teile werden 
daher auch in gleichen Zeiten gleiche Wege durchlaufen und sich dabei 
von anderen absondern, die anderen Verhältnissen unterliegen. Solche 
Gemengteile, die beim freien Fall, also unter dem Einfluß der eigenen 
Schwere, in der Flüssigkeit. zu der gleichen Zeit ein und denselben 
Ort erreichen, sind gleichfällige Gemengteile. Auf der Bildung VOll 

Gruppen solcher Teile beruht die Scheidung nach der GleichfäIlig
kei t, die für die Aufbereitung mineralischer Stoffe von großer Be-
dcutung ist. . 

Die Bedingung dafür, daß zwei kuglige Körper verschiedener Größe 
(d1 und d2 Metcr mittleren DurchmcHser) und verschiedcner Dichte <51 und <5~ 
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in einer Flüssigkeit von der Dichte .1 gleichfällig seien, kann nach Rittinger1 

auf Grund der Formel 

S· k h' d' k . V'2Y -l/d(/'r- LI) m gesc wm 19 elt v = ; -, /1 
3 IX_ 

beurteilt werden. 
Hierin bedeutet IX den Widerstand, den eine Kugel von 1 m Durchmesser 

und der Dichte b findet, wenn sie in der Scheideflüssigkeit mit 1 m Sekunden
geschwindigkeit herabsinkt; r = 1000 kg ist das Gewicht von 1 cbm Wasser. 
Beides sind daher unveränderliche Werte, so daß die Formel auch zu schrei
ben ist: 

1 /d(b - .1) 
v = const v .1 . 

Folglich sind zwei Körper von den mittleren Durchmessern d1 und d2 

und den Dichten b1 und b2 gleichfällig, wenn zwischen diesen Größen die Be
ziehung besteht 

1_/~!(6;~ ,d) = 1/~2(b2 _----,1) = v 

LI VA" 
wenn also 

d1 <52 - .1 
d2 ~l - LI 

ist. 
So würden z. B. drei Kugeln von 20,5, 25,8 und 30,5 mm Durchmesser 

in Wasser (.1 = 1) gleichfällig sein, wenn ihre Dichten betrügen 1,037, 1,027 
und 1,022. Ein diesbezüglicher Versuch 2, bei dem die Dichten etwas ab
wichen, nämlich 1,034, 1,027 und 1,023 betrugen, zeigte tatsächlich die 
Nichtgleichfälligkeit dieser Kugeln und gab den Beweis für die große Fein
fühligkeit dieses Scheideverfahrens. 

Besteht ein Gemenge aus verschieden großen, aber gleichdichten Gemeng
teilen, ist also d1 < d2 und (\ = b2 , so können nur die gleichgroßen Teile 
gleichfällig sein. Die übrigen werden in der Scheideflüssigkeit herabsinken 
und hierbei sowohl nach ihrem absoluten Gewicht als nach ihrer Größe ge
schieden werden. Das Haufwerk wird daher gleichzeitig sortiert und klassiert. 

Auch für gleichgroße, aber verschieden dichte Gemengteile, also für 
d1 = d2 und b1 < b2 , folgt aus der obigen Gleichung die Scheidung nach dem 
absoluten Gewicht, zugleich aber auch die Scheidung nach der Dichte und 
demzufolge auch nach der Stoffart. Ein aus verschieden stofflichen Gemeng
teilen zusammengesetztes Haufwerk wird daher, wenn es nach ausgeführter 
Klassierung noch- der Scheidung nach der Gleichfälligkeit unterworfen wird, 

1 Rittinger: Lehrbuch dcr Aufbereitungskunde. Berlin 1867. Auch P. Schulz: 
Neue Bestinunungen der Konstanten der Fallgesetze in der nassen Aufbereitung mit 
Hilfe der Kinomatographie und Betrachtungen über das Gleichfälligkeitsgesetz. Dissert. 
Dresden u. Freiberg 1914. 

2 Verwendet wurden hohle l\fessingkugcln, die mit feinsten Schrotkörnern ent
sprechend belastet waren. Fallgefäß 1 m hoch. 



30 Die Scheidung nach der Stoffart der Gemengteile oder das Sortieren. 

durch die .letztere in Gruppen geschieden, deren Einlieger stofflich einander 
gleichen, also sortiert. 

Auch dies bestätigt der Versuch, sofern 25,8 mm große, durch Schrot 
entsprechend belastete hohle Messingkugeln mit Dichten von 1,0ll, 1,017, 
1,039 und 1,082 beim Fall in einer 1 m hohen Wassersäule deutlich verschieden 
rasch herabsinken. 

Die zu scheidenden Gemengteile können fest, flüssig oder gasförmig sein; 
ebenso sind als Scheideflüssigkeit sowohl tropfbare als gasförmige Flüssig
keiten verwendbar. Für die Scheidung von Haufwerken fester Körper wird 
als Scheideflüssigkeit in der Regel Wasser oder Luft benutzt, weil diese billig 
und leicht in der erforderlichen Menge beschaffbar sind. Wie die Gleich
fälligkeitsformel erkennen läßt, ist die Scheidung um so schärfer, je geringere 
Dichte dieScheideflüssigkeit besitzt. Beispielsweise sind mit Bleiglanzkugeln 
von d1 = 3,2 mm und ~1 = 7,5 im Wasser (LI = 1) Quarzkugeln von 
d2 ,+ 13 rum und b2 = 2,6 gleichfällig, in Luft (LI = 0,129) dagegen bereits 
solche von d2 = 9,3 mm. 

Nach Rittinger werden bei der Erzaufbereitung die folgenden auf Wasser 
bezogenen Sinkgeschwindig~eiten als Maß für die gebildeten Sorten verwendet: 

rasche Sorten { ri 
IIr 

matte Sorten 
flaue Sorten 
Schmante 

IV 
V 

VI 

0,5 bis 1 m/Sek. 
0,25 .. 0,5 
0,125 .. 0,25 
0,062 .. 0,125 
0,031.. 0,062 .. 
o .. 0,031 

Zum Hervorbringen der für die Scheidung erforderlichen Bewegung der 
Gemengteile innerhalb der Scheideflüssigkeit dient bei Festkörpern und tropf. 
baren Flüssigkeiten in den meisten Fällen die Schwerkraft oder der Flüssig
keitsstoß. In den Fällen, wo sich dem Scheiden von flüssigen Gemischen 
infolge Elehr feiner Verteilung der festen und flüssigen Gemengteile erhebliche 
Schwierigkeiten entgegenstellen, sofern die im Verhältnis zum Volumen 
große Oberfläche der Teilchen der Bewegung erheblichen Widerstand ent
gegensetzt, wird die Schwerkraft zweckmäßig durch die wirkungsvollere 
und beliebig steigerbare Fliehkraft ersetzt. 

Die Scheidung durch Ausfällen gliedert sich hiernach in drei Arbeits
verfahren: 

Ausfällen unter Benutzung der Schwerkraft, 
Ausfällen unter Benutzung des Flüssigkeitsstoßes, 
Ausfällen unter Benutzung der Fliehkraft. 

a) Das Ausfällen durch die Eigenschwere. 
Die Dichte der Scheideflüssigkeit übt imofern einen Einfluß auf den 

Verlauf der Scheidearbeit aus, als das Ausfallen von Gemengteilen nur dann 
erfolgt, wenn die Dichte der Flüssigkeit kleiner als diejenige der auszufällenden 
Gemengteile ist, anderenfalls werden die letzteren in oder auf der Flüssigkeit 
schwimmend erhalten. 
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Besitzt die Scheideflüssigkeit im Vergleich zu den ihr beigemischten 
verschieden dichten Gemengteilen eine mittlere Dichte, ist also 

b1 > ,,1 > b2 , 

so wird beim Eintragen des zu sortierenden Gemenges sofort die Scheidung 
erfolgen. Die spezifisch leichteren Teile werden schwimmend auf der Flüssig
keit vE;rharren, die spezifisch schwereren werden untersinken. Trotz der Ein
fachheit seiner Ausführung entbehrt dieses Scheide verfahren der allgemeinen 
Anwendbarkeit, da die kostspielige Beschaffung von hochdichten Scheide
flüssigkeiten es unwirtschaftlich macht. Die gewerbliche Verwendung dieses 
Verfahrens ist meist auf die Fälle beschränkt, wo das spezifische Gewicht 
des .FäIlgutes 1,5 nicht übersteigt. 

Für diese Fälle bilden Lösungen von Steinsalz oder Zinkvitriol (z. B. 
2 TI. Salz auf 5 TI. Wasser) geeignete Fällflüssigkeiten, da sie billig in größeren 
Mengen beschaffbar sind. Anwendung finden solche Lösungen, z. B. bei der 
Trennung von Steinkohle (15 = 1,2 bis 1,5) und Bergen (b = 2,6 bis 3), von 
Kartoffeln (15 = 1 bis 1,3) und Steinen (b = 2,6), von Palmkernen und Schalen. 
In jedem Fall hat die Wahl der Fällflüssigkeit die Beschaffenheit und Ver
wendung. des Fällgutes in Rücksicht zu ziehen. Als eine Ausnahme ist die 
Benutzung des Quecksilbers als Fällflüssigkeit bei der Goldgewinnung aus 
goldhaltigem Quarzsand zu nennen (Gold b = 19,3, Quecksilber ,,1 = 13,6, 
Quarz b = 2,5 bis 2,7). 

Als ein weiteres, zwar' nicht der Industrie, sondern der wissenschaft
lichen. Gesteinsanalyse entnommenes Beispiel verdient die Verwendung von 
Flüssigkeiten mittlerer Dichte zur Untersuchung der quantitativen Zusammen
setzung der Gesteine Erwähnung .. Als Fällflüssigkeiten finden hierbei nach 
Goldschmitt und Thoulet Lösungen von Jodkalium und Jodquecksilber 
(,,1 = 3,2), nach Klein solche von borwolframsaurem Cadmium (,,1 = 3,336) 
u. a. Anwendung. Durch Zufügen von Wasser wird die Dichte der Flüssig
keiten allmählich so abgemindert, daß die spezifisch verschieden schweren 
Gemengteile des gepulverten Gesteins in Gruppen gesondert in dem FäU
gefäß zu Boden sinken und durch Abzapfen entfernt werden können. Nach 
diesem Verfahren wurden z. B. aus 500 g Gneispulver abgeschieden: 4,6 g 
Magnetit (b = 4,9 bis 5,2), 3,8 g Granat (15 = 3,4 bis 4,3), 1,8 g Apatit 
(b = 3,17 bis 3,22), 2,6 g Turmalin (b = 3,0 bis 3,2). 

Absetzverfahren, die auf der Verwendung. einer Fällflüssigkeit beruhen, 
deren Dichte kleiner ist als die kleinste Dichte der ihr beigemischten festen 
H1ufwerkteile (,,1 < bmin), . finden vornehmlich in den Erden verarbeitenden 
Industrien, sowie bei der Abwasserreinigung Verwendung. Während es sich 
im ersten Falle um die Reingewinnung des Werkstoffes handelt, strebt die 
Abwasserreinigung die Befreiung der Haus- und Fabrikwässer von Bei
mengungen an, die ihre weitere Verwendung beeinträchtigen würden. 

Dient das Absetzverfahren der Gewinnung eines Werkstoffes in Ziege
leien, Tonwaren- oder Zementfabriken, bei der Herstellung von Erdfarben usw., 
so ist das Ausfällen des Werkstoffes vielfach mit der Befreiung dieses von 
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fremden Beimengungen verbunden, der Werkstoff wird ausgewasche n 
oder geschlämmt. Es geht dann dem Ausfällen die innige Mischung und 
Durcharbeitung des Werkstoffes mit einer reichlichen Menge Wasser voraus, 
so daß sich die einzelnen Stoff teilchen voneinander lösen und dann in kolloi
daler Verteilung so lange in der Flüssigkeit schwebend erhalten bleiben, bis 
sie ihrer Schwere folgend mehr oder weniger rasch in dem Schlämmgefäß zu 
Boden sinken. Da hierbei die fremden Beimengungen in der Regel die)~'utz
stoff teilchen sowohl an Größe als an Gewicht überwiegen, so fallen sie aus 
der ruhenden Flüssigkeit aus, während die Nutzstoffe noch schwebend er
halten bleiben. Die letzteren können daher gemeinsam mit dem Wasser 
in besondere Klär- oder Fällgefäße (Absetzgruben, Schlämmgruben) 
abgeleitet und in diesen durch Absetzen gewonnen werden. 

In der Zementfabrikation erfolgt das Einschlämmen des kalk- und ton
haitigen Rohstoffes je nach der Reinheit des Kalkes mit 40 bzw. 80 bis 85 v. H. 
Wasser in mit Rührwerken ausgestatteten Mischgefäß,en, worauf der gebildete 
Dünnschlamm in die Schlämmgruben geleitet wird. Diese sind meist im Erd
boden ausgehoben, besitzen wasserdicht gemauerte Seitenwände und Böden 
und sind mit verstellbaren Abflußrohren versehen, die das Ableiten des reinen, 
von Erdteilchen befreiten Wassers gestatten. Diese Gr:uben erhalten je nach 
dem Umfang der Fabrikation bedeutende Abmessungen: 50 bis 70 m Länge, 
12 bis 25 m Breite und 1 bis 1,8 m Tiefe. In ihnen lagert sich der Zement
rohstoff während eines wochen- und monatelangen Betriebes schichtenweise 
ab, indem nach 1- bis 2tägigem Stehen das geklärte Wasser abgezogen und 
durch neue Schlammtrübe ersetzt wird. 

Als ein weiteres Beispiel führt die Abb. 35 die Einrichtung einer Kaolin
schlämmerei vor, wie sie in Porzellanfabriken angetroffen wird. Das Roh
kaolin gelangt gleichzeitig mit einem bei a zufließenden Wasserstrom in eine 
hölzerne, mit Porzellanplatten ausgekleidete Mischtrommel b, die durch ein 
Riemenvorgelege in langsame Umdrehung versetzt wird. Nach erfolgter Auf
lösung der rohen Kaolinmasse fließt die Trübe über Siebe c, welche die groben 
sandigen Tpile zurückhalten, durch zwei hintereinanderstehende Vorklär
bottiche d, e. Dieselben sind in Ziegeln gemauert und mit Zementputz wasser
dicht ausgekleidet; in ihnen werden die Verunreinigungen des Kaolins ab
geschieden. Die gereinigte Trübe, die etwa 7 v. H. Kaolin und 93 v. H. Wasser 
enthält, gelangt hierauf in eine Reihe 3 m tiefer und etwa '1,25 m breiter 
Absetzgruben t, in welche sie mittels der verschiebbaren Rinnen g der Reihe 
nach verteilt wird. Während der Inhalt der einen Grube sich klärt, werden 
die ihr folgenden Gruben gefüllt. Das Abheben des Klärwassers geschieht 
mittels drehbarer Heberrohre h, deren Einmündung der Abnahme der Wasser
füllung entsprechend bis auf die abgesetzte Schlammschicht gesenkt wird. 
Nach dem Aufrichten des Rohres findet eine Neufüllung der Grube mit 
Schlammtrübe statt, aus der sich beim ruhigen Stehen eine neue Schicht 
Kaolin absetzt. Durch Wiederholung dieses Verfahrens füllt sich eine Absetz
grube im Verlauf von etwa 3/1 Jahren mit zäher Kaolinmasse, die dann durch 
Ausstechen entfernt wird. 
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Während es sich bei diesem Schlämmereibetrieb um Schlammtrüben 
mit hohem Gehalt an Feststoffen handelt, ist bei der Reinigung von Ab
wässern der Wäschereien, Papierfabriken, Färbereien, Zuckerfabriken usw. 
meist das Gegenteil der Fall. Zudem sind hier die Verunreinigungen vielfach 
organischer Natur und setzen daher infolge ihrer faserigen Beschaffenheit 
und geringen Schwere der Abscheidung erhebliche Schwierigkeiten entgegen. 
Die Abscheidung macht daher häufig einen Zusatz von Kalk, Tonerde, Eisen
salzen u. dgl. erforderlich, also von spezifisch schweren Stoffen, welche die 

!?ollkao/in 
A 

Abb. 85. Kaolinschlämmerei. 

8chlammteilchen umhüllen und beschweren und auch die feinsten derselben 
mit zum Boden führen. Ohne solche Zusätze verbleiben in dem Wasser 
immer noch 10 bis 12 v. H. Trübstoffe enthalten l . 

Nach dem Kohlenbreiverfahren von Degener wird dem Rohwasser sehr 
feiner Braunkohlen- oder Torfbrei, etwa im Verhältnis von 1 bis 2 kg auf 1 cbm 
Wasser, beigemischt. Die feinen Kohlenteilchen werden dann durch Alu
minium- oder Eisensulfat gefällt. Hierdurch wird sowohl die mechanische 
Reinigung als auch die Ausscheidung gelöster fäulnisfähiger Stoffe aus dem 
Wasser bewirkt. Die'verwendeten Klärgruben gleichen 'den bereits beschrie-

1 Zeitschr. d. Ver. deutsch. lug. 1909, S. 59 bis 61. 
F i 8 C her, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 3 
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benen. Einlagen von Reißig u. dgl. verkürzen dabei häufig den Fallweg 
der Schlammteilchen und damit die Zeit von deren Niederschlag. 

In neuerer Zeit finden mechanische Reiniger1 Anwendung, welche die 
gröberen Sinkstoffe von 2 bis 3 mm Korngröße indem Maße ihrer Abscheidung 
aus der Setzflüssigkeit aufnehmen und ableiten, während die in der Flüssig
keit zurückbleibenden feinverteilten Sinkstoffe durch das gewöhnliche Ab
setzverfahren entfernt werden. Die mechanischen Reiniger sind entweder 
in der Fällflüssigkeit stehende Siebe, wandelnde' Siebbänder oder schräg 
gelagerte, rotierende Siebscheiben, die zu einem Teil in die Flüssigkeit tauchen 
und von denen die abgelagerten und ausgehobenen Sinkstoffe durch Bürsten 
oder Preßluft entfernt werden, um sie erneut aufnahmefähig zu machen. 
Beispielsweise enthält die 3 bis 8 m im Durchmesser messende "Separator
scheibe" von Riensch Siebe von 1,5 bis 2 mm Lochweite und 150 bis 200 mm 
Geschwindigkeit in der Sekunde 1. 

Bei Haufwerken· aus stofflich gleichartigen. Gemengteilen führt das Ab
schlämmen zu einer Scheidung nach der Korngröße und wird u. a. bei der 
Gewinnung der Mineralfarben sowie der feinsten Schleif- und Polierpulver 
aus Schmirgel, Tripel, Chromoxyd, Pariserrot usw. mit Vorteil benutzt. 
Abweichend von der in der Erzaufbereitung üblichen Sorteneinteilung auf 
Grund der Sinkgeschwindigkeiten ist es hier vielfach üblich, die Fallzeit 
als Maßstab für die Sortenbezeichnung zu wählen. So werden die feinsten 
Schmirgelpulver nach Minuten sortiert und als 1-, 2-, 3- ... bis 60-Minuten
schmirgel bezeichnet. Die mittlere Korngröße solcher Schmirgel beträgt z. B. 
bei dem 

I.Min.·Schrnirgel etwa 75 p 

5- 44 " 
10- " 27 " 
20- 21 " 
:30- " 17 " 
60- " 11 " 

Bei der Sortierung in Wasser wurden die folgenden mittleren Fallge
schwindigkeiten beobachtet: 

bei dem 5-Min.-Sehrnirgel 4,5 rnrn/Sek. 
:30- " 0,9 
60- " 0,65 

Das Absetzverfahren findet auch bei der Trennung verschieden dichter 
Flüssigkeiten Anwendung. Unter anderem werden bei der Entölung des 
Abdampfes. der Dampfmaschinen Absetzgruben 2 benutzt, in denen das dem 
Dampfentöler entfließende Kondensat bei stetem Zufluß auch stetig in Rein
wasser und auf ihm schwimmendes Öl zerlegt wird. Hierbei ist auch vor
geschlagen worden, die Trennung des Wassers vom Öl durch Gefrierenlassen 
zu fördern. 

Ein anderes Beispiel bieten die Absetzgruben der Gasfabriken zur Schei
dung des bei der Fabrikation fallenden Gemisches von Teer und Ammoniak-

1 Jastrow: Maschinelle AbwassC'rreinigung. Dr.-Ing.-Dissert. Berlin 1908. 
2 ZpitHchr. d. VC'f. deutsch. lug. 1910, S. 1969. 
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wasser. Nach Abb. 36 besteht eine solche Anlage aus drei Abteilungen: der 
Scheidegrube S, in welcher die Absonderung des spezifisch schweren Teeres 
am Boden der Grube erfolgt, und zwei Sammelbehältel'll A und T für die 
Gemengteile. Die Höhenlage des Gaswasserspiegels bestimmt der Überlauf m. 
Der Teer tritt unter dem Druck der Gaswassersäule durch den Ablauf n 
in die Teerkammer über. 
Den Dichten der beiden 
Flüssigkeiten entspre
chend findet der Über
tritt statt, wenn sich 

c b + d 6 
b= - b- =fj 

verhalten. Ein starker 
Teerzufluß ist mit dem 
Steigen des TeerStandes 
in der Scheidegrube, 
also mit der Verkleine-

Abb. S6. Teerabecheider für Gasfilbriken. 

rung von bund c um den gleichen Betrag, verbunden. Es wird daher 

b-x+d 6-x 
~~--_ .. _- = ----

b-x J-X 
was ersehen läßt, daß mit dem Wachsen des Teerstandes auch das Wachsen 
der Druckhöhe verbunden ist, unter welcher der Teerabfluß nach der Teer
kammer erfolgt. 

b) Das Ausfällen durch Flüssigkeitsstoß. 
Sowohl die Raschheit als auch die Genauigkeit der Scheidung kann da

durch erhöht werden, daß das Ausfällen der Gemengteile nicht in ruhender, 
sOlldt}fll in strömender Scheideflüssigkeit bewirkt wird. Hierzu dienende 
Apparate werden Stromapparate genannt. Die Strömungsrichtung übt 
hierbei allein Einfluß auf die Einrichtung der Scheideapparate aus. Die Fein
fühligkeit eines derartigen Scheideverfahrens lehrt der folgende Versuch. 
Am unteren Ende eines mit Wasser gefüllten, 100 mm weiten, 1000 mm 
langen, senkrecht stehenden Glasrohres wurden zwei gleichgroße Kugeln 
von 21 mm Durchmesser und <51 = 1,006 bzw. ~2 = 1,007 Dichte eingelegt 
und dann einem aufwärts steigenden Wasserstrom unterworfen, dessen 
Geschwindigkeit durch Drosseln geregelt wurde. Beide Kugeln folgten der 
Strömung, es eilte aber schon nach kurzer Zeit die um nur 0,1 v. H. leichtere 
Kugel unter steter Vergrößerung des Abstandes der spezifisch schwereren 
voraus. Für das Gelingen dieses Scheideverfahrens ist die tunliehst voll
kommene Klassierung des Haufwerkes Vorbedingung. Ist sie vorhanden, 
80 führt das Verfahren sicher und rasch zum Ziel. Die Anwendbarkeit ist eine 
vielseitige. Es findet bei der Erzaufbereitung Anwendung zur Trennung 
der metallhaitigen und daher schweren Erzkär;ner von der sie begleitenden 
Gangart sowie zur Sonderung solcher Erzkämer, die verschieden dichte Metalle 

3· 
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enthalten. In gleicher Weise dient es der Aufbereitung der mit feinen Schiefer
teilen ve: wachsenen -Steinkohle, der Aufbereitung gewisser bituminöser 
Substanzen, des mit erdigen Teilen gemengten Graphits usw. 

A ß 

Die Ausführung des Verfahrens 
gestaltet sich verschieden, je nachdem 

. die Flüssigkeit nur zeitweise inströ
mende Bewegung versetzt wird oder 
stetig fließt. Im ersten Fall hebt der 
Flüssigkeitsstrom das zu scheidende 
Haufwerk von einer Unterlage ab 
und hebt die verschieden schweren 
Teile verschieden hoch empor. Nach 

_ __ ._ dem Unterbrechen der Strömung 

~~~~~~~ fallen sie dann, ihrer Schwere oder 
~ 1?: Fälligkeit folgend, verschieden rasch 

---~ wieder herab und lagern sich auf Abb. ffl. Handsetzsieb. 
der Unterlage erneut, aber geschich-

tet ab. Durch mehrfache Wiederholung des Verfahrens, der sog. Setz
arbei t, wird die Vollkommenheit der Scheidung gefördert. Der Verwen
dung eines Siebes als Unterlage für das Haufwerk entsprechend, wird das 
Wasser ' . Verfahren auch das , 

;.--;::-
Serzgul Siebsetzen ge-

. , 

( Erz) 

Abb. &I. Setzmaschine. 

nannt. 
Der Ausführung 

des Verfahrens dient 
das Handsetzsieb 
(Abb. 37) und die 

Setz maschi ne 
(Abb. 38). Zwi.schen 
beiden Einrichtun
gen besteht als grund
legender Unterschied, 
daß bei dem Hand
sieb die Relativ
bewegung zwischen 

(lJerge) dem Sieb und dem 
Setzgut die Folge 
einer stoßweisen Ab
wärtsbewegung des 

Siebes (das Stauchen) ist, be: der Setzmaschine dagegen durch einen 
das festliegende Sieb nach aufwärts durchdringenden Flüssigkeitsstrom 
hervorgerufen wird. 

Der Stauchweg 8 des Handsetzsiebes (Abb. 37 A und B) sowie die für 
eine vollkommene Scheidung erforderliche Zeit t hängt von der Korngröße 
der Haufwerkteile ab. Es beträgt z. B. 



Das Ausfällen. 37 

bei grobem Korn von d =~8 bis 16 mm : 8 = 50 mm, t = 30 SeI.. 
"feinem .. .. d = 4.. 8 .. : 8 = 25 .. , t = 90 .. 

DieStundenleistung eines Erzsetzsiebes kann im Durchschnitt zu 1,3 cbm 
für 1- qm Siebfläche eingeschätzt werden. Sie wird durch die Arbeitspausen 
ungünstig beeinflußt, die infolge des zeitweisen Beschickens und Entleerens 
des Siebes· entstehen. 

Die Setzmaschine arbeitet stetig. Nach Abb. 38 wird dem geneigt liegen
den und von einem Rahmen umschlossenen Siebe a aus dem Speiserumpf b 
dauernd neues Setzgut zugeführt, während das geschiedene Gut das Sieb 
bei c und d verläßt. Das unterhalb des Siebes befitidliche Setzfaß e wird be
ständig durch Zuflußaus d~r Leitung f mit Wasser gefüllt erhalten und 
dieses durch Niederdrücken des Kolbens g zeitweise durch das Sieb hindurch
gepreßt. Hierbei hebt es das Setzgut empor und schwemmt die verschieden 
hoch gehobenen, weil verschieden schweren Teile bei c bzw. d in die Ablauf
gerinne hund i ab. Um den Wasserersatz durch langsamen Aufstieg des 
Kolbens g zu sichern und doch die Wirkung des Wasserstoßes auf das Hauf
werk zu erhöhen, erfolgt die abwärts gerichtete Stauchbewegung des Kolbens 
rascher als der Kolbenhub. Ein einstellbarer Schieber k dient zur Regelung 
der Scheidung. Durch das Sieb fallende Haufwerkteile bilden das sog. Faß
mehl und werden von Zeit zu Zeit bei l entfernt. 

Bei 
680 x 840 mm Siebfläche, 

76 .. Kolbenhub und 
42 Stauchungen in der Minute 

werden in der Stunde etwa 1760 kg Kohle aufbereitet und in 77 v. H. Kohle 
und 23 v. H. Schiefer zerlegt, so daß die Leistung etwa, 3000 kg Kohle für 
1 qmjSt. beträgt. Auf 100 kg Kohle ist ein Wasserverbrauch von 0,06 bis 
0,07 cbm zu rechnen. Die Arbeit der Maschine wird der Korngröße des Setz
gutes durch Änderung des Kolbenhubes zwischen 46 bis 78 mm angepaßt. 

Bei Kohle äußert sich der Erfolg der Setzarbeit in der Ausscheidung 
der unverbrennbaren Schiefer, also in der Verminderung des Aschengehaltes. 
Dieser kann daher in gewissem Sinne als Maß für die Güte der Setzarbeit 
betrachtet 'werden. Dabei ergeben sich z. B. die folgenden Zahlen: 

Aus roher Steinkohle mit 25 v. H. mittlerem Aschengehalt wurden durch 
Setzarbeit gewonnen: 

Staubkohle . . . . . . . . . 
Kornkohl!' von 5 bis 10 mm 

.. 10 .. HI .• 
> 16 .. 

mit 13 v. H. Aschengehalt 
8 
5 
4 

Der mittlere Aschengehalt ist somit Von 25 v. H. auf 7,5 v. H. vermindert 
worden. 

Für die Sortierung von Erzmehlen kann der Wasserstrom auch nach dem 
Vorgang des Amerikaners Krom l durch einen stoßweise wirkenden Strom 
gepreßter Luft ersetzt werden. 

1 Eng!. Pat. Xr. 1058 vom 26. 'März 1874. Verhand!. d. Ver. z. Beförd. d. Gewerbe
fleiß!'>! in Preul.lt·n 1878, K 167. 
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Durchfließt eine Flüssigkeit ein Gerinne, so unterliegen in derselben 
schwebende Haufwerkteile verschieden großen und verschieden gerichteten 
Kraftwirkungen. Teils sind es- treibende, teils widerstehende Kräfte, die die 
Teilchen beeinflussen. Die ersteren entspringen dem Stoß der strömende) I 
Flüssigkeit und der Eigenschwere der Gemengteile, die letzteren deren Massen
trägheit und der mehr oder weniger großen Zähigkeit der Flüssigkeit. Bei 

genügender Kleinheit der widerstehenden 
.... Kräfte wird das Haufwerk den treibende11 
--- -- ------ Kräften folgen und bei wagerecht gerichteter 
- -...-

Abb. 39. Absetzf'n im Strom. 

Strömung der flüssigkeit in einem ParabeJ
bogen niedersinken und sich schließlich all 
getrennten Stellen des Gerinnbodem; ab
lagern, wie dies die Abb. 39 ersehen läßt. 
In einem aufwärts gerichteten Flüssigkeits 
strom hingegen werden bei genügend kleinem 

Eigengewicht die Haufwerkteilchen dem Stromstoß folgen und, ihrer ver 
schiedenen Beschleunigung entsprechend, verschieden hoch empor
gehoben werden. In beiden Fällen tritt das Sortieren des Haufwerkes ein. 

Die Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit bietet das Mittel, deli 
Fall- bzw. Steigweg zu verkürzen, also das Ausfallen der Haufwerkteile zu 
beschleunigen. Sie kann geschehen entweder durch Vergrößern des von der 

A 
a e 

--- - r b e 

1 ß 

b c 

Al>b. 40. Mehlrillnen. 

Flüssigkeit durchflossenen Gerinnquerschnittes oder durch den Einbau von 
Scheidewänden in das Gerinne, welche die Bewegung der Haufwerkteile 
hemmen und die Bahn der Flüssigkeit ablenken. Zuweilen werden beido 
Mittel gleichzeitig benutzt. 

Für die Scheidung im wagerecht fließenden Strom bietet die Aufbereitung 
der Mineralien in den Mehlrinnen oder Mehlführungen beachtenswerte 
Beispiele. Diese Apparate sind nach Abb.4O aus stufenförmig hinterein
ander geordneten flachen Holz- oder Eisenrinnell abc von zunehmender 
Rreite und Länge zusammengesetzt. Sämtliche Rinnen, deren Zahl beliebig 
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vermehrt werden kann und deren jede eine Sorte liefert, besitzen eine wage
rechte oder unter 1/200 geneigte Sohle. Sie werden von der bei d zugeführten 
Trübe, d. i. einem dünnflüssigen Gemisch des mehlfeinen Haufwerks mit 
Wasser, der Reihe nach in gleicher Schichthöhe durchflossen. Die Breiten
vergrößerung der tieferliegenden Rinnen hat die · Vergrößerung des Trübe
querschnittes und damit die Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit 
zur Folge, so daß in den folgenden Rinnen immer mattere Haufwerkteile 
zur Ablagerung kommen. Dem längeren Schwimmweg dieser entspricht 
die Längenzunahme der aufeinanderfolgenden Rinnen. Für drei Rinnen 
steht diese etwa im Verhältnis 1: 1,5: 2, während die Trübegeschwindigkeit 
ungefähr im' Verhältnis 1: 0,66: 0,44 abnimmt. Infolge der allmählichen 
Abnahme des MehIgehaltes der die Rinnen durchfließenden Trübe, verbunden 
mit der Grundrißvergrößerung der Rinnen, nimmt die Füllung der tiefer-

Trübe 
A 

Abb. 41. Spitzkastell. 

liegenden mit Setzgut allmählich ab; auch bedecken sich die Rinnenböden 
mit ungleich dicken Schichten. Die hieraus hervorgehende Zunahme der 
Sohlenneigung wird mittels Vorsatzleisten e ausgeglichen, die nach Bedarf 
an den Enden jeder Rinne eingelegt werden können. Am Anfang jeder Rinne 
angeordnete Unterschiede I, die bis in die Nähe des Rinnenbodens herab
reichen, verhindern das Aufwühlen der Rinnenfüllung durch die neu ein
fließende Trübe. Das in den Rinnen abgesetzte Mehl wird zeitweise nach 
dem Ausschalten der zu entleerenden Rinne entfernt und dabei die Trübe 
durch eine benachbart liegende Ersatzrinne geleitet, so daß der Rinnenbetrieb 
keine Unterbrechung erfährt. 

Die hieraus entspringenden Zeitverluste vermeidet der in der Abb. 41 
wiedergegebene Spitzkasten von Rittinger dadurch, daß die von der Trübe 
durchflossene Mehlrinne einen durchlässigen Boden erhalten hat, so daß 
die niederfallenden Mehlteilchen sich nicht in der Rinne ansammeln, sondern 
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beständig aus ihr entfernt werden können. Den durchlässigen Rinnenboden 
bilden Wasserkörper, welche die trichterartigen Hohlräume abc füllen. 
Die ausfallenden Mehle sinken im Wasser herab und werden an den Trichter
spitzen durch aufwärtsführende Austragrohre deI aufgenommen und den 
Fangrinnen g h i zugeleitet. 

An dieser Stelle ist auch auf den zur Scheidung wn Erzhaufwerken 
dienenden Etagenstromapparat von Büttgenbach1, den in Papierfabriken be
nutzten Stoffänger von Füllner2, die Kläranlagen zur Ölgewinnung aus 
Kondensationswässern 3 , die Getreidewaschmaschine von Niederer und Kahl4. 
und ähnliche Einrichtungen hinzuweisen. 

Besondere Wichtigkeit haben in der neueren Zeit die zur Reinigung 
von Abfallwässern dienenden Klärbrunnen und Klärtürme sowie gewisse 

Bauarten der bei der Enthär
tung des Kesselspeisewassers 
zur Anwendung kommenden 
Kläranlagen erlangt. 

Für die ersteren bietet 
der durch Abb. 42 dargestellte 
Klärbrunnen von M airicho 
ein Beispiel. Das bei a dem 
Rohr b zufließende Abfall
wasser, das etwa 5 bis 10 v. H. 
feste Bestandteile enthält, 
steigt nach dem Verlassen des 
Rohres in dem weiten ge
mauerten Brunnenschacht c 
langsain aufwärts und wird 

Ahb. 42. KlArbrunnen. nach dem Niederf~llen der 
Sinkstoffe gereinigt bei d 

wieder abgeleitet. Die Sinkstoffe :sammeln sich auf dem trichterförmigen 
Brunnenboden und werden durch Öffnen des Ventiles e von Zeit zu Zeit 
abgelassen. 

Die der Wasserenthärtung dienenden Kläranlagen bezwecken die Ent
fernung der durch die Einwirkung chemischer Reagenzien (Sodalösung, Ätz
natron, Kalkmilch u. dgl.) aus dem Speisewasser ausgeschiedenen unlöslichen 
Kalk- und Magnesiasalze. Die feine Verteilung, in welcher diese im Wasser 
schweben, erschwert ihre Abscheidung erheblich. Um sie zu beschleunigen, 
führt man das Wasser entweder im aufwärtsgerichteten Strom durch eine 
Reihe von Fällgefäßen hindurch, deren Querschnitte immer größer werden, 
oder man erzwingt den möglichst raschen Ausfall der Sinkstoffe durch den 

1 Zeitschr. f. Berg., Hütten· u. Salinenwesen 1888, Bd. 36. S. 246. 
2 Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1901, S. 128l. 
" DesgL 1904, S. 369. 
• DRP. Nr. 36418 vom 22. Januar 1886. 
:, Zl'itHchr. d. Vl'r. deutsch. Ing. 1909, S. 62. 
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Einbau von Zwischenwänden in das Klärgefäß, welche den Fallweg der 
Stoffe begrenzen und ihre Ablagerung fördern. 

Eine derartige Kläranlage besteht dann beispielsweisel nach Abb.43 
aus einem zylindrischen Fällgefäß a mit zentralliegend€lll, siebartig gelochtem 
Abflußrohr b. Eine Anzahl Soda Kalk 
kegelförmiger, von dem 
Rohr getragener Schirme c 
zerlegen den Gefäßraum in 
Schichten, welche das bei d 
dem Gefäß zugeführte 
Wasser aufwärtsströmend 
durchfließen muß. Die 
infolge ihres Gewichtes 
in dem langsam strömen · 
den Wasser im Sinken be
griffenen Stoffe nehmen 
zwar an der Arifwärtsbe
wegung des Wassers teil, 
werden aber nach Abb. 44 
sehr bald von einer Schirm
wand aufgefangen und 
gleiten an dieser in . den 
Sammelraum e des Klär
gefäßes herab. 

Weitere Beispiele für 
die Hemmung abzuschei
dender Haufwerkteiledurch 
in den Flüssigkeitsstrom 
eingefügte Hindernisse bie
ten u. a. 

der Sandfang für 

.5'c/J!amm 
Abb. 4~4. Stromapparat von D.,,,,,uz. 

Papiermaschinen von Planche (Abb.45). Der mit Wasser gemischte 
"Zeug" wird über eine etwa 1500 mm lange Holzplatte geleitet, auf welcher 
parallel zueinander liegende Holzleisten a befestigt sind. Sand-, Metall
oder sonstige kleine Körner, 
die dem über die Leisten- le(/!l 
kanten in dünner Schicht 
fließenden Zellgstrom beige
mengt sind, stoßen gegen 
die Leisten und sinken infolge 

a a a a 

Abb. 46. Sandfang. 

der hierdurch bewirkten Geschwindigkeitsverminderung an diesen herab auf 
den Boden, von dem sie zeitweise entfernt werden. 

Die Dampf trockner. Um nassen Dampf von einem 
seines Wassergehaltes zu befreien, finden weiträumige Gefäße 

1 Vgl. den Speisew&sserreiniger von Dervaux·Reißert. 

großen Teil 
Anwendung, 
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die in die Dampfleitung eingeschaltet werden, wie dies die Abb. 46 ersehen 
läßt. Der in das Gefäß bei a eintretende Dampfstrom wird mittels einer 
Scheidewand b von sein(l;l' Richtung abgelenkt. Die Wassertröpfchen stoßen 
hierbei gegen die Wand, vereinigen sich und werden aus dem Dampfstrom 
ausgeschieden, der getrocknet bei c wieder in die Leitung zurücktritt. 

nasser 
Dampf 

Die Teerabscheider. In den 
erstmalig von Pelouze und Andonin . ;:~;;r angegebenen, später von Droryl ver-

..... --.. besserten Apparaten der Leuchtgas

Wasser 

Abb. 46. Dampfentwässerer. 

fabriken, die zur mechanischen Ab
scheidung der Teerdämpfe aus dem Gas 
dienen, finden schichtenweise angeord-
nete Siebplatten Verwendung. Die
selben sind nach Maßgabe der Abb. 47 
gelocht und so zusammengestellt, daß 
den Lochreihen des einen Siebes (a) 
die volle Fläche des benachbarten Sie
bes (b) gegenübersteht. Bei dem Durch
dringen des Gases durch die engen 
Bohrungen der Siebe a vereinigen sich 
die infolge erlittener Abkühlung im 
Gas schwebenden Teerteilchen zu grö

ßeren Tropfen, die durch Anprall an die Wand des Siebes b aus dem Gas
strom ausgeschieden werden, der durch die größeren Öffnungen der Siebe b 
den folgenden Sieben zufließt. Mittels eines Apparates von Drory wurde 
der Teergehalt des Rohgases von 10,035 kg in 1000 cbm auf 0,035 kg, also 
um 99 v. H., vermindert. 
a ö a b Auf der gleichen Grundlage beruhen auch die von Möller 2 

I .~ zur Scheidung von Dampfgemischen angegebenen "Gasfil ter" 
~ sowie die bei dem neuzeitlichen Dampfmaschinenbetrieb un

entbehrlichen 
' (j, Abdampfentöler. Ihnen ist das Durchleiten des 

os Dampfes durch Gefäße gemeinsam, in denen geeignete Ein-

.. Geschwindigkeitsänderung zwingen, unter deren Einfluß sich I lagen den Dampf zu vielfach wiederholter Richtungs- und 

~ die Öltropfeh an der Oberfläche der Einlagen piederschla-
I gen. Die Einlag~ bestehen meist aus winkeIförmig ge-

, bogenen, zuweilen mit Schlitzlöchem versehenen Blechstreifen, Teer 
die in senkrechter oder wagerechter Lage und dichter Stellung 

ALh.47. 
den Hohlraum des Entölers füllen (Brunner und Bühring, 

Herweg u. a.), oder es sind Gliederketten, die in dem Gefäß herabhängen (Strube). 
Die Ölrückgewinnung beträgt nach Brunner und Bühring bis zu 85 v. H. 

Haufwerke, die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit bzw. ihrer späteren 

1 Schäfer .. Einrichtung und Betrieb eines Gaswerkes. Oldcnburg 1910. ~ f;Pi 
" DRP. Nr 8806 vorn 17. Juni 1879. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1882, S. 343. 
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Verwendung nicht durchfeuchtet werden dürfen, werden im Luftstrom 
sortiert. Dies gilt insbesondere für die verschiedenen Getreidearten und deren 
Mahlerzeugnisse, für die staubförmig zerkleinerte Steinkohle, deren Behand
lung in der Setzmaschine infolge Verschlämmens des engmaschigen Setz
siebes meist wenig befriedigt, für die Erzeugnisse und Zwischenprodukte der 
Schwerspatmühlen, Dynamitfabriken usw. Auch wird der Luftstrom benutzt, 
in Betrieben mit starker Staubentwicklung, wie Mühlen für Zement, Hoch
ofenschlacke, Kalk, Phosphat u. dgl., den Staub abzuführen· und in beson
deren weiträumigen Staubkammern abzulagern, in denen die Strömungs
geschwindigkeit der Luft so vermindert wird, daß die Feststoffe ausfallen 
und die Luft entstaubt die Kammer verläßt. 

Die einfachste Form der Luftsortierung findet bei dem Reinigen"::' des 
Getreides von beigemischten losen Spelzen, Samenhüllen, Strohteilchen u~w. , 
der sog. Spreu, Anwendung. 
Das mit Hilfe einer von Hand 
geführten Wurfschaufel in 
den Luftraum geschleuderte 
Rohgetreide wird · hierbei sor
tiert, indem die leichten, eine 
große Oberfläche bietenden 
Spreuteile durch den Luft
widerstand zurückgehalten 
werden und in der Nähe der 
WurfsteIle niederfallen, wäh
rend die schweren Körner 
einen längeren Weg durch
laufen. 

Diesem . entgegengesetzt 
wird bei d~r mechanischen 
Spreufege oder Getreide

Abb. 48. Sprcufegf'. 

reinigungsmaschine, Abb.48, ein mittels des Ventilators a erzeugter 
Luftstrom durch den über die Klassiersiebe b bisd laufenden Getreide
strom geblasen, der die leichten Spreuteile wegführt, die Körner aber 
unbeeinflußt läßt. Meist werden auch noch die Körner in schwere und leichte 
(den sog. Hinterweizen) geschieden. Eine Spreufege dieser Art von 360·mm 
Arbeitsbreite der Siebe und einem 740 mm großen vierflügligen Ventilator
rad mit 8,4 mjSek.-Umfangsgeschwindigkeit scheidet mit 1 PS etwa 8000 kg 
Rohweizen in 1 Stunde in 79 v. H. reine Körner, 8 v. H. Hinterweizen und 
13 v. H . Spreu. 

Den in Getreidemühlen zum Sortieren der Grieße, Dunste und Mehle 
dienenden Grießputzmaschinen ähnliche Einrichtungen wurden zuerst 
von Bentall 1 zum Sortieren des verschieden feinkörnigen Staubes verwendet, 
der bei der Zerkleinerung spröder Mineralstoffe entsteht. Die neuzeitliche 
.Form einer derartigen Anlage gibt die Abb. 49 wieder. 

1 Eng\. Pat. Nr. 294 vom l. Fl'bruar 1859. 
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Nach ihr wird quer durch den von den Mahlwalzen a kommenden Hauf
werkstrom mittels des Ventilators bein Luftstrom geblasen, der das Hauf
werk in der Staubkammer c ausbreitet. Der Eigenschwere der Haufwerk
teile und der Geschwindigkeitsabnahme des Luftstromes entsprechend, fallen 
die ersteren in verschiedenen Abteilen d bis g der Kammer nieder, derart, 

Abb. 4\1. Sortierung im Luftstrom. 

daß die der Eintrittstelle zu
nächst liegenden Abteile die 
gröberen Haufwerkteile auf
nehmen. Der feinste Staub 
entweicht mit der Luft in 
das obere Kammerabteil h 
und wird hier abgelagert, 
während die Luft erneut vom 
Ventilator an gesaugt wird. 
Derartige Anlagen vermögen 
bei 70 bis 80 cbm Inhalt der 
Staubkammer etwa 200 bis 
300 kg Feinmehl in der Stunde 
zu sortieren. 

Eine der Feinkohlenaufbereitung dienende Sortieranlage (Windsepa
ration) zeigt ·noch Abb. 50. Bei ihr wiI1l die aus der Klassiertrommel a in 
die Lutte b fallende Feinkohle von 0 bis 7 mm Korngröße von dem vom 
Ventilator c kommenden Luftstrom in zwer Sorten von 0 bis 4 mm und von 

d 

------- -~~~-- ------

fujl 

9 - 7mrn 
Abb. 50. Sortierung im Luftstrom. 

4 bis 7 mm geschieden. Die erstere wird in die Staubkammer d geblasen 
und hier auf dem Fördertuch e abgelagert, die letztere verläßt die Lutte bei f. 
Auch hier saugt der Ventilator die Luft, welche noch die feinsten Staubteilchen 
enthält, wieder an und sichert damit auch bei kleinen Staubkammern die 
größtmögliche Leistung und eine staubfreie Arbeitl. 

1 Näh('r('R Ri('he Zeitschr. d. V('r. deutsch. lng. 1890, S. 1237. 
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c) Das Ausfällen durch Fliehkraft. 
Die rasche kreisförmige Bewegung eines in Luft oder einer tropfbaren 

Flüssigkeit verteilten Haufwerkes bedingt infolge der auftretenden Flieh
kraftwirkungen eine verschieden große Nachaußenbel!Chleunigung der ver
schieden schweren Hauf;werkteile. Bei gleicher Größe der Teile findet daher 

. hierbei die Scheidung nach der Dichte, also die Sortierung, bei gleicher Dichte, 
aber verschiedener Größe die KIassierung des Haufwerkes statt. Gebrauch 
wird hiervon u. a. in dem der Erzscheidung dienenden "Trockenseparator" 
von Pape-Henneberg gemacht. Bei ihm wird das aus verschieden großen 
und verschieden· dichten Körnern bestehende Erzmehl auf schnell umlaufende 
wagerechte Scheiben aufgetragen und von diesen über einen mit ringförmigen 
Abteilen versehenen Behälter geschleudert. In diesem sammeln sich die 
Erzkörner derart, daß in gleichen Abständen von der Scheibenmitte stets 
gleichschwere Körner liegen. Hierbei führt ein in radialer Richtung zuge
blasener Luftstrom den feinsten Staub hinweg, der die nachfolgende KIas
sierung erschweren würde. 

Zur Abscheidung gleichdichter, aber verschieden großer Haufwerkteile 
findet die Fliehkraft beispielsweise in der für die· Grieß- und Mehlsortierung 
bestimmten Grießputzmaschine von Buchholz Anwendung. Hier wirft eine 
mit Schaufeln besetzte Schleuderscheibe das Sichtgut in eine luftverdünnte 
Kammer, in der es in verschiedenen Abständen von· der Scheibe zu Boden 
fällt, wobei sich die leichtesten Teilchen zunächst der Scheibe ablagern. 

Vielfache Anwendung findet die Fliehkraftsortierung bei Gemischen 
von Flüssigkeiten verschiedener Dichte, wie Magermilch und Rahm, Schmieröl 
und Kondensat aus Dampfmaschinen sowie bei Gemischen von Luft oder 
Dampf mit Flüssigkeiten oder festen Haufwerken. 

Zur Milchscheidung als Ersatz des langwährenden Aufrahmprozesses 
ist die Fliehkraft wohl erstmalig von Ä. Fescal benutzt worden. In der Neuzeit, 
wo die Bestrebungen, für den Genuß eine hygienisch einwandfreie Milch zu 
beschaffen, einen großen Umfang angenommen haben, bilden die Milch
schleudermaschinen in den verschiedenen Ausführungen von Lefeldt und 
LerUsch, deLaval, v. Berclitolsheim, Ramsohl und Schmidt u. a. wichtige MolkerE;li
maschinen. Der Vorteil, den diese Maschinen in hygienischer Beziehung 
bieten, gibt sich insbesondere in ·d.er Ausscheidung einer käseartigen Masse 
kund, welche der Sitz und Nährboden einer Reihe, die Gesundheit schädigender 
Bakterien ist. Dieselbe bleibt bei dem Ausschleudern der Milch in der Schleu
dertrommel zurück und führt, von Tieren genossen, zur Erkrankung dieser. 

Den verschiedenen Bauarten der Milchschleudernoder Milchzentri
fugen liegt der Gedanke zugrunde, die zu scheidende Vollmilch in ein rasch 
umlaufendes Gefäß einzuführen, so daß sie an der Umlaufsbewegung teil
nimmt. Hierbei wird die spezifisch schwere, weil wasserhaitige, Magermilch 
an der Gefäßwand, der fettreiche und daher spezifisch leichte Rahm innerhalb 
der Magermilchschicht abgelagert. Das Verhältnis zwischen der letzteren 

1 DRP. Nr. 8391 vom 5. Juli 1878. 
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und der Rahmschicht ist hierbei entsprechend dem Fettgehalt der Vollmilch 
etwa 17 : 3, während etwa 0,4 bis 0,7 v. H. der Vollmilch als Rückstand 
verbleiben. Die Unterschiede der verschiedenen Bauarten ergeben sich vor-

!/olIm/ich 

Ruhm / 

A bb. 51. Milchschleuder. 

8 

A ..... 52. 

nehmlich aus der Art, in wel
cher die getrennten Stoffe ab
geführt werden, sowie aus dem. 
Bestreben, die Trennung durch 
Verkürzung des Weges zu för
dern, den die Flüssigkeitsteil
chen bis zur Vollendung ihrer 
Ausscheidung zu durchlaufen 
haben. 

Die Abb. 51 zeigt die Ein
richtung des Schleudergefäßes 
einer neueren Bauart der Milch
schleudern. a ist die mit etw<L 
4000 Uml. i. d. Min. sich 
drehende Schleudertrommel, 
welcher die Vollmilch durch das 
zentrisch angeordnete mitlau
fende Rohr b am Boden zufließt, 
sodaß sie alsbald an dem Umlauf 
teilnimmt. Während des Schei
dens steigt die Milch innerhalb 
der Trommel empor und wird 
durch die in dieser befind
lichen kegelförmigen Blechringe 
c in eine Anzahl dünner Schich
ten geteilt. Hier vollzieht sich 
die Trennung der Magermilch 
von dem Rahm. Die erstere 

D(Jmpf wird durch die Fliehkraft dem 
Umfang der Trommel zuge
drängt und steigt an diesem 
empor, bis sie bei d in die Ab
flußrinne e austritt. Der Rahm 
hingegen sammelt sich an dem 
Mittelrohr b und tritt, an diesem 
emporsteigend, bei I in die 11nmpfentwAsserer. 
Rinne g über. Die Ringeinlagen 

fördern die Bewegung der Rahmteilehen, indem sie dieselben schon nach kurzem 
Weg fangen und der Trommelwand zuleiten, wobei die stetig zunehmende Entfer
nung von der Trommelachse die Güte der Scheidungunterstützt (vgl. S. 41). 

Bei dem Dampfentwässerer Abb. 52 und ebenso bei dem zur Bekrönung 
des Auspuffrohres von Dampfmaschinen dienenden Sch!tlldämpfer mit Wasser-
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fang, Abb. 53, erteilt eine feststehende, steilgängige Schraube a dem strömen
den Dampf eine kreisende Bewegung, wodurch die spezifisch schweren Wasscr-
teilchen gegen die Wand des Gefäßes b geschleu
dert und ausgeschieden werden. Sie fließen bei c 
ab, während der entwässerte Dampf bei d 
weiterströmt. 

Auf der Fliehkraftwirkung beruhende Scheide
apparate haben in neuerer Zeit als sog. "Z y klo neH 

vielfach in Betrieben Anwendung gefunden, die 
mit erheblicher Staubentwicklung verbunden 
sind. Insbesondere dienen sie dazu, in Zement
fabriken, Mühlen, mechanischen Tischlereien, 
Spinnereien usw. die großräumigen Staub
kammem zu ersetzen und die zur Lüftung der 
Arbeitsmaschinen benutzte Luft vor dem Aus
tritt in die Atmosphäre von dem mitgeführten 
Staub, von Holzspänen, Getreidegrannen u. dgl. 
zu befreien. Zu diesem Zweck werden sie außer
halb des Betriebsgebäudes aufgestellt unq an 
das Ende der die Staubluft abführen-
den Rohrleitung angeschlossen. 

Nach Abb. 54 besteht der Zyklon 
aus emem aus Blech oder Holz. her
gestellten und auf seiner Spitze 
stehenden Hohlkegel a, den am 
oberen Rand ein zylindrischer Auf
satz b umgibt. An diesen_ ist das 
Druckrohr c des zum Absaugen des 
Staubes benutzten Ventilators in 
tangentialer Richtung angeschlossen. 
Nach oben hin ist der Aufsatz mit 
€iner ringförmigen Decke d versehen, 
deren innere Öffnung ein Schirm e 
abdeckt, während ein nach ianen 
ragender Rohrstutzen I dem eintreten
den Luftstrom die Kreisbewegung 
aufzwingt. Die hierbei an den Mantel 
gedrängten Späne oder Staubtaile 
werden von einer schraubenförmigen 
Leitplatte g dem Trichter zugeführt 
und verlassen denselben an der unteren 
Mündung, während die· gereinigte 

8 

Oampf 
d 

Abb. 53. Wasserfang. 

reine e 

/ , / 

(;}t 
Abb. M .• ,Zyklon". 

Luft unterhalb des Schirmes e entweicht. Zyklone von 1000 bis 2000 mlU 

oberem Durchmesser und 1500 bis 3500 mm Höhe vermögen in der Minute 
40 bis 500 cbm Luft zu entstaubcn. 
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C. Das Filtrieren. 
Der Zweck des Filtrierens ist die Scheidung von Gemengen aus festen 

Stoffen und Flüssigkeiten oder Gasen. Entweder bildet die Gewinnung der 
festen Filterrückstände oder die des flüssigen Filtrates das Ziel der 
Arbeit. Das Hilfsmittel der Filtration ist ein poröser Körper, der Fil ter
körper oder das Fil ter, der die festen Stoffe ~urückhält, während die Flüssig
keit ihn durchdringt. Die Filtrierfähigkeit des Gemenges oder des Filter
gute s hängt ab von der Zähe der Flüssigkeit, dem Feinheitsgrad der mit der 
Flüssigkeit gemengten Feststoffe, dem Mischungsverhältnis der Gemengteile 
und der Innigkeit der Mischung. Im allgemeinen erschwert Zähflüssigkeit 
des Filtrates, sehr feine Verteilung der Feststoffe, ein großer Gehalt an diesen, 
sowie große Adhäsion zwischen deI). Feststoffen und der Flüssigkeit die Filtra
tion. Diese erfordert dann nicht selten den Aufwand großer Kräfte, um den 
Durchtritt der Flüssigkeit durch das Filter zu erzwingen. Unter Umständen 
vermag aber auch ein sehr geringer Gehalt des Filtergutes an feinverteilten 
Feststoffen die Abscheidung zu erschweren, sofern in diesem Falle vielfach 
die Dichte des Filters nicht hinreicht, die vollständige Trennung der Gemeng
teile zu erzielen. Eine derartige Beschaffenheit nötigt zuweilen, vor dem Filtern 
den Gehalt des Gemenges an Feststoffen durch Beimischen eines fein verteilten 
indifferenten Stoffes künstlich zu erhöhen, um bei dem Ausscheiden dieses 
auch die ursprünglich vorhandenen Stoffe zur Abscheidung zu bringen. Ein 
Beispiel hierfür bietet das Klären des Obstweines durch Beimischen kurz
faserigen Asbestes, sog. Filterasbestes, und nachfolgendes Filtrieren durch 
einen Leinensack. 

Der Filterkörper wird aus körnigen oder faserigen Stoffen, den Fil ter
stoffen, hergestellt. Diese werden entweder in loser Häufung zusammen
gelagert oder zu einem geschlossenen . Formkörper vereinigt, der die erforder
liche poröse Beschaffenheit besitzt. Körnige Stoffe werden im letzteren Falle 
mittels eines sie zusammenkittenden Bindemittels oder durch Sinterung 
oder Frittung, faserige Stoffe durch Verfilzen oder Verweben zu dem Filter
körper geformt. Die lose Häufung der Filterstoffe setzt deren Einlag~rung 
in ein Gefäß voraus. 

Die Filterstoffe sind teils mineralischen, teils pflanzlichen oder tierischen 
Ursprungs. Unter den ersteren findet insonderheit der Quarzsand, der Asbest, 
die Kohle als Koks, Knochenkohle und Holzkohle sowie der Bimsstein und die 
Glaswolle Verwendung. Organische Filterstoffe sind vornehmlich die Schaf
wolle, Kuh-, Ziegen- und Kamelhaare, dann aber auch die Samenhaare der 
Baumwolle sowie die Bastfasern des Hanfes, Leines und der Nessel. 

Durch das Zusammenlagern des Filterstoffes entsteht in jedem Falle 
ein Körper, der von zahlreichen Hohlräumen oder Poren durchsetzt ist, die 
von wechselnder Größe und untereinander duroh enge Kanäle verbunden 
sind. Die Größe dieser Hohlräume und damit die Dichtheit des Filters sind 
durch die Größe, zum Teil auch die Form der Grundkörper bestimmt, die 
zum Aufbau des Filterkörpers verwendet wurden. 
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Die Dichte eines Filters ist um so größer, je dichter diese Grundkörper 
7.usammenlagern. Die Abb.55 und 56 zeigen die Schichtung von Sanden 
w;rschiedener Korngrößen. Zuweilen ist die Dichte des Filters sehr groß. 
Ihren Grenzwert dürfte sie bei den aus feinverteilten und dichtgelagerten 
Asbestfasern hergestellten 
Mi k ro me m branfiltern 
des Ingenieurs Breyer1 fin
den, die als absolut keim
dicht, bezeichnet werden und 
Ultramarinkörner von 0,3 It 
Größe noch zurückhalten 
sollen. 1 qmm Filterfläche 
enthält nach dem Erfinder 
etwa 2 250 000 Poren. 

Die für den Aufbau 
von Filterkörpern benutzten 
Sande und Kiese werden den 
diluvialen Ablagerungen ent
nommen, die sich in ver
schiedenen Gegenden zu
weilen in großer Mächtigkeit 
vorfinden. In diesen Ab
lagerungen sind die Kiese 
mit Lehm vermischt und in 
den verschiedensten Korn
größen enthalt~n. Sie wer
den von dem Lehm in be
sonderen Kieswäschereien 2 

befreit und sorgfältig klas

. , ~ ., . 
.(,. ; .... ... "\. ... 

' •• - 4, j"~ . ,.~I '_ . _ ~ ,,", ~ p" X.' , . . ~ .·t '(' ." ~ I.' .. 
• .' • • . • .... ..tAt ~ ~ • ....:.' ~.. _ .... 

. .("'" : ... . , - ••. ~ .. ~ , . ... .~.' , I 
t, ..... ~' .. ~.~ '- '..," ~ ~ " "..-r •• , , . " _, 

... ' : ' ......... , "',', - J •• , ~ . ,.. '., • ~ : ' .' " \ .. ' ... :, I . " . - ...' . (' . - . 1>.... . . ~ ... ~ 7 • , . 
: .:. -. , '. ~ :.', f". :;, ."; , . 
. "'... ..... , ~-, ".' ',,#- ... . )' ,.,y. • t: ~ 
• , ........ , c. .' '. • 1.' • ~_ , 

-. , ... ' '' y ... - , " •• ":, ' .. ~, 
·4 .". t. ... ,#-,-- .• ,!~. ' " ,' , A.... ... .: 
". '~\.' . ". ' • . 'T

t
• • ........ '"' - •• \ ... .' ,.!' ~ 

~- - ... " ~ ,. .... • ;:.. -4::-

Abb. 56 und 56. Lagerung der Filterkiese. 

.siert. Die Korngröße der Filterkiese schwankt im allgemeinen zwischen 
'~,5 mm und 50 mm. Beispielsweise liefert eine Kieswäsche der Sächsischen 
()berlausitz den Filterkies in den folgenden Körnungen: 

Klasse Nr. 1a 1 2a 2b 3 4 4b 5 6(Haselnuß) 7(Walnuß) 8(Hühnerei) 
Korn d mrn 0,55 0,73 1,01 1,42 1,87 2,56 4,20 6,20 8,50 29 48 

Ein Raum von 1 ccm Inhalt enthält 

von Klasse 1 a 
2a 
3 
4b 
6 

rd. 11 700 Körner 
1800 

294 
26 

3 

1 Wissenschaftl. AbhandL v. d. k. k. obersten Sanitätsrat, Wien 1891. 
2 Z. B. Dampf.Sandwäsche zu Liegnitz: D~tsche Bauzeitung 1880, S. 400. -

Sandwäsche zu Tegel: Glasers Annalen 1886, II, S. 63. - Beschaffenheit und Gewinnung 
von Filterkiesen: "Steinbruch" 1908, S. 403. 

F i 11 C her, Scheiden, Mischen; Zerkleinern. 4 
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Erfahrungsgemäß wiegt 

1 cbm Kies von 0,7 bis 4 mm 1250 bis 1500 kg 
1 " " 6 "45,, .1500" 1650 " 

Es beträgt daher die Kiesfüllung 45 bis 60 v. H., im Mittel 52 v. H., bzw_ 
60 bis 65 v. H., im Mittel 62 v. H. des Rauminhaltes. 

Die in Zuckerfabriken zur Saftfiltration benutzte Knochenkohle 
(Spodium), die neben der mechanischen Scheidung auch noch einen chemischen 
Einfluß auf das Filtergut ausübt, wird ebenfalls in verschiedenen Korn
größen verwendet, die im allgemeinen in die drei Klassen 

zerfallen. 

fein . 
mittEl 
grob. 

0,5 bis 3 mm 

3 " 5 " 
5 "23,, 

Zur Erhöhung der Handlichkeit wird der aus Kies in Platten- oder Zylin
derform hergestellte Filterkörper zuweilen durch Brennen zu einer festen, 
formhaltenden Masse vereinigt, z. B. die Sandplattenfilter von Fischer
Petersl, die Agga-Verbundfilter der A. - G. für Großfiltration. Auch 
andere Stoffe werden in gleicher Weise zu geschlossenen Filterkörpern ge
formt, so die aus Kieselgur bestehenden Filterkerzen der Zeller Filter
werke G. m. b. H. und die in verschiedenen Formen und Größen in den 
Handel kommenden Kohlefilter. Die letzteren werden aus einer durch Zu
sammenkneten von Koks, Spodium, Holzkohle und Asbest mit Pfeifenton 
und Sirup erhaltenfln bildsamen Masse geformt und durch Glühen gefestigt 
und porös gemacht. 

Faserige Filterstoffe werden teils durch Verfilzen (Haarfilze, Papier, 
Asbestfilter), teil" durch Spinnen und Weben bzw. Flechten zu geformten 
Filterkörpern (Filtertüchern) verarbeitet. Den übergang zu den letzteren 
bilden jene feinmaschigen Drahtgewebe, die als Siebtische für Papiermaschinen, 
Schlammfilter für Kohleaufbereitung, als Gas- und Dampffilter usw. Ver
wendung finden. Siebtische werden beispielsweise aus einfachen Messing
drähten von 0,14 bis 0,15 mm Dicke bei 0,04 qmm Maschengröße in Lein
wand- oder Köperbindung gewebt, so daß sie 733 Maschen auf 1 qcm und 
0,87 kg Gewicht auf 1 qm besitzen, oder es sind Gewebe von 1,6 kg Flächen
gewicht, 0,5 qmm Maschengröße und 73 Maschen auf 1 qcm, bei denen der 
Schuß aus 0,33 mm dicken Drähten, die Kette aus 5drähtigenLitzen von 
0,6 mm Durchmesser gebildet ist. In beiden Fällen beträgt das Verhältnis 
der freien Siebfläche zur gesamten etwa 1: 2,9. 

Aus textilen Faserstoffen gewebte köper- oder leinwandbindige Fil ter
tücher sind meist aus lose gedrehten Fäden hergestellt; nur wenn sie weit
maschig und während der Filterarbeit großen Pressungen ausgesetzt sind, 
finden hartgedrehte bis 16fach zusammengezwirnte Fäden Verwendung. 
Solche Tücher "besitzen dann etwa 6 Stück 3 bis 8 qmm große Maschen auf 
I qcm und wiegen 0,3 bis 1,7 kg auf 1 qm. Dichte, leinwand- oder köper-

1 G~'H\llldhcitsillgcllie\lr 1804, "H. 341. 
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bindige~Filtertücher aUl; Baumwolle, Flachs, Hanf, Nessel, Schafwolle, Kamel
haar zeigen Flächengewichte von 0,24 bis 1,44 kg/1 qm und 268 bis 26 Schuß., 
212 bis 74 Kettenfäden auf 100 mm; die Feinheitsnummern der Fäden 
l;chwanken zwischen 0,6 bis 24. Vielfach werden derartige Gewebe noch weiter 
zu Taschen, Schläuchen, Säcken usw. durch Zusammennähen verarbeitet 
(Schlauchfilter, Sackfilter). 

Das Arbeits verfahren , das bei dem Filtrieren Verwirklichung find~t, 
schließt sich an das Verfahren des Absetzens oder Ausfällens in strömender 
Flüssigkeit an, das im vorigen Abschnitt besprochen wurde. In gewissem Sinne 
kann auch, insbesondere dann, wenn bei fortgesetzter Benutzung des Filters 
sich ·auf der Oberfläche eine Schicht Sinkstoff abgelagert hat, von einem Ab
sieben gesprochen werden. 

Das Filtergut, d. i. die zu filtrierende Flüssigkeit, bedeckt während 
des Filterns den Filterkörper in einer Schicht, deren Höhe durch steten Zulauf 
zweckmäßig gleichgroßerhalten wird. Indem die Flüssigkeit in den Filter
körper !'linsinkt, fließen auch die in ihr schwebenden Feststoffe dem Filter 
zu und werden in dessen Poren eingeschwemmt. Im 
Innern des Filters wechseln aber, entsprechend der 
Abb. 57, die weiten Poren mit engen, sie verbindenden 
und in vielfacher Krümmung und Verzweigung das 
Filter durchsetzenden Kanälen ab, so daß die Fließ· 
geschwindigkeit der Flüssigkeit einem steten Wechsel 
unterliegt. Während hierbei die Feststoffe von der 
ral;ch fließenden Flüssigkeit durch die Kanäle hin
durchgetrieben werden, werden sie infolge der Ge
schwindigkeitsverminderung in den Poren ausgeschie
den und füllen diese allmählich aus. Nimmt die Er· 

Abb.5i. 

füllung der Poren zu, so nimmt die Durchlässigkeit des Filters ab. Beides ist 
in der Eintrittsschicht des Filters in besonders hohem Maße der Fall, da 
diese Schicht das an Feststoffen reichste Filtergut empfängt, während in die 
tieferen Schichten, infolge der schon stattgefundenen Ausfällung, immer 
weniger Feststoffe gelangen und bei genügender Schichtdicke das Filtrat dem 
~'ilter völlig rein entfließt. Die starke Anhäufung der Feststoffe in den Poren 
der Eintrittsschicht bedingt nach verhältnismäßig kurzer Zeit eine solche 
Verengung dieser, daß der weitere Eintritt von Feststoffen verhindert wird 
!lnd die Ablagerung dieser a uf d~m Filterkörper erfolgt. Es bedeckt sich 
dieser mit einer sog. Fil terha u t, in welcher sich die Filtration bereits in 
der Hauptsache vollzieht und die bei zu starkem Anwachsen die Leistungs
fähigkeit des Filters ~ abmindert und daher von Zeit zu Zeit entfernt 
werden muß 1. 

Die Bildung der Filterhaut steigert die Güte der Filterleistung: So wurde 

1 Siehe auch 'Kröher: Versuche über die Bewegung des Wassers durch Sand· 
schichten: Zeitsehr. d. Ver. deutsch. lng. 1884, S. 593 u. 617; Seddon: Wissenschaft
liche Erklärung d('s Klärvorganges: Journ. f. Gasbel. 1890. S. 8 u. 30; Filtration und 
ihre Theorie: Eng. ~('ws 1908, S. 328. 
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z. B. an den KiesfiItern des Wasserwerkes zu Altona beobachtet!, daß 1 obm 
Sand enthielt 

an der Oberfläche der Filterschicht 4000000 Keime 
10 Olm unter 1 038 000 
25 .. 756000 
50 210 000 

250 95500 
500 .. 56000 

über den Einfluß des Versc'hlämmens eines Wasserfilters, das aus einem 
365 mm dicken, aus Sand und Kohle zusammengesetzten Filterkörper bestand, 
den das Rohwasser in einer 20 mm dicken· Schicht überlagertc, berichtet 
GenieY82 , daß die Ausflußmenge in 1 Minute und auf 1 qm Filterfläche be
zogen betrug 

am 1. Tage 
.. 2. 
.. 3. 
.. 5. 
" 6. 

10,95 I 
7,37 I 
6,40 I 
5,62 I 
5,62 I 

Bei einem Mikromembranfilter von Breyer änderte sich die Leistung 
und der für die Filtration erforderliche Druck wie folgt: Beide betrugen 

in der 1. Stunde 1,17 cbm/l qm bei 0,7 bis 0,8 Atm Druck 
22. 1,00 1,10 

" 47. 0,78 1,18 
., 70. 0,64 1,53 
,. 95. 0,50 2 bis 2,5 " 

Die Breyerschen Versuche lassen ersehen, daß mit der Verdichtung der 
Ablagerung auf der Filterschicht der Widerstand wächst, der sich dem Durch
fluß des Filtrates entgegenstellt. Andererseits folgt aus ihnen, daß eine Ver
mehrung des Druckes, unter dem die Zuführung des Filtergutes erfolgt, auch 
dann noch eine gewisse Mengenleistung 'des Filters erzielen läßt, wenn die 
Niederschläge auf der Filterschicht zu einer größeren Dicke und Lagerdichte 
angewachsen sind. Die Dichte der FilteITÜckstände steht daher mit dem 
bei der Filtration auf das Filtergut ausgeübten Druck in Zusammenhang. 

D:e Rückstände bilden bei geringem Druck eine lose Zusammenhäufung 
und besitzen, da sie mit Flüssigkeit durchtränkt sind, eine schlammartige 
Beschaffenheit; man pflegt sie als Filterschia m m zu bezeichnen. Bei 
gesteigertem Filterdruck vermindert sich der Flüssigkeitsgehalt des Rück
standes, dieser geht in eine ·formbare Masse über, die dann mit Rücksicht auf 
die plattenförmige Gestalt, die sie beim Entstehen erlangt, als Fil terkuche n 
bezeichnet wird. 

Die Einteilung der Filterapparate kann einerseits nach der Beschaffen
heit der in ihnen entstehenden Filterrückstände, andererseits nach der Größe 
des bei ihrem Betrieb benutzten Druckes erfolgen. Hiernach lassen sich zwei 
"Gruppen von Filtereinrichtungen unterscheiden: 

1 König,' Die VerunreinigWlg der Gewässer. 2. Aufl. Berlin 18!l!1. 
2 Dupuit,' Traite de la distribution des caux. 2. Tl., So 114. 
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1. Filter, die bei geringem Filterdruck (p bis etwa 2 Atm) schlamm
oder breiartige Rückstände liefern: Tiefdruc kfil ter; 

2. Filter, die bei höheren Pressungen (p = 5 bis 20 Atm) zusammen
hängende Filterkuchen von geringem Flüssigkeitsgehalt liefern: 
Hochdruc kfil ter. 

Die Höhe der zur Filtration erforderlichen Pressung ist insonderheit 
abhängig von dem Mischungsverhältnis des Filtergutes, von der Zähflüssig
keit des Fil~rates, der Größe und Form der den Filterrückstand bildenden 
Festkörperchen, der Adhäsion zwischen diesen und der Flüssigkeit, von dem 
Gewinnungswert der das Filtergut zusammensetzenden Stoffe und damit 
zusammenhängend von der gebotenen Güte der Scheidung. 

a) Die Tiefdruckfilter • 
Tiefdruckfilter, die bei der Scheidung solchen Filtergutes Anwendung 

finden, das verhältnismäßig wenig Rückstände liefert, pflegt man kurz auch 
nur Filter zu nennen. :Bei ihnen ist der FiIterdruck entweder die Folge der 
Eigenschwere des Filtergutes, das in mehr oder weniger dicker Schicht den 
Filterkörper bedeckt oder das einem oberhalb des letzteren in mäßiger Höhe 
aufgestellten Hochbehälter entnommen wird. Zuweilen findet der Druck 
der Atmosphäre zur Steigerung der Mengenleistung des Filters Verwendung. 

1. Offene Tiefdruckfilter. 
Den ausgedehntesten Gebrauch finden die offeneil Tiefdruckfilter bei 

der Reinigung von Trink- und Nutzwasser. Ihre bauliche Einfachheit und 
große Leistungsfähigkeit, verbunden mit einem gefahrlosen Betrieb und 
mäßigen Unterhaltungskosten, sichem ihmn eine gute wirtschaftliche Aus
nutzung und machen sie auch für große Betriebe, wie es z. B. die städtischen 
Wasserversorgungsanlagen 1 sind, in hohem Maße geeignet. 

Der Filterkörper oder das Filterbett besteht bei diesen Filtern aus einer 
losen, wagerecht geschichteten Anhäufung von gewaschenem Sand und Kies 
verschiedener Korngrößen, die das Filtergut in senkrechter Richtung von 
oben nach unten durchfließt. Die oberste dieser Schichten besteht aus fein
körnigem Sand von 0,5 bis 1 mm Korngröße. Sie nimmt fast die halbe Höhe 
des FiIterkörpers ein und ruht auf einer nur etwa 1/10 der ganzen Sandschicht 
bildenden Unterlage von 2 bis 3 mm großen Sandkörnern. Die Unterstützung 
dieser Sandschichten wird durch mehrere, nahezu gleichdicke Kieslagen von 
4 bis 6, 10 bis 20 und 30 bis 40 mm Korngröße gebildet, die selbst wieder 
auf einer aus 60 bis 100 mm großen Feldsteinen bestehenden Grundschicht 
ruhen. Den ganzen Filterkörper nimmt eine mit Tonschlag hinterlegte und 
dadurch wasserundurchlässig gemachte Filtergrube auf, deren Wände wasser
dicht ih Zement gemauert sind und auf einer ebenfalls wasserdichten Beton-

1 23 Filter finden sich dargestellt in der Deutschen Vierteljahrssehr. f. Gesund
heitspflege 18!l1; 14 deutRehe und 16 englische Filter in dt'1I1 .Joum. f. Gasbel. 1890, 
S. 511 11. 531; n-Tsehicd('IH' holliilldi~"h(' Filt"r t'ut'nda 1892, S. 4:t 
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sohle stehen. In die Feldsteinschicht eingebettete, wasserdurchläsl'lig ge
mauerte Kanäle führen das filtrierte Wasser dem Abfluß zu. 

Zur weiteren Erläuterung der Einrichtung diene die Abb. 5R. Dieselbf' 
zeigt ein I"ilterbecken in schematischer Darstellung lind ist auf Grund df'f 
Filter des Stadtwasserwerkes zu Barmen entworfen. Das Becken ist 67,5 m 
lang und in der Breitenrichtung in 4 Kammern von je 3,5 m Breite geteilt, 
so daß die Filteroberfläche 945 qm beträgt. Die Tagesleistung ist 5000 cbm 
gereinigtes Wasser. Den Zufluß des Rohwassers regelt ein Schwimmerventil a. 
Das Wasser tritt an dem einen Ende des Filterbeckens in dieses ein und.ge
langt gereinigt durch das Steigrohr b in die Abflußkammer c. Die Sinkge
schwindigkeit des Wassers im Becken hängt von der Lage der oberen Steig
rohrmündung unter dem Spiegel des Beckenwassers lind von der Drosselung 
des Wasserabflusses durch das Ventil d ab. . 

Abh. 1l8. OtfeDPs Kiesfilter filr Nutzwn,ser. 

Im allgemeinen beträgt die Senkung des Oberwasserspiegels bei der
artigen Filtern etwa 40 bis 300 mm in 1 Stunde. Innerhalh der Filterschicht 
wächst die Sinkgeschwindigkeit infolge der Querschnittsverengung auf etwa 
das Zwei- bis Vierfache diEses Wertes. Für die Ermittlung der Leistung von 
Sandfiltern gabEn Weiß 1 und Havrez 2 auf Grund von Filtrationsversuchen 
Formeln an, welche die LEistung L von der Korngröße d mm des veIwendeten 
Sandes, von der Dicke h1 m der Sandschicht und der Höhe h2 m, in der daH 
Wasser den Sand bedeckt, abhängig erscheinen lassfll. 

Bei d = 2 bis 3 mm berechnet sich nach Weif.i 

1) 
h1 + h2 

L = -M~7 cbm/l qm H.] Std. 

Havrez fand bei d = 0,2 mm 

2) 
, 0,0.14) 

L = (0,42 + 1,3 h\) -\ 10 ,(I,on +7/'~ h2 cbm/l qm \1. 1 Std., 

bei d = 0,07 mm 

3) L = h) + 10 (0,03 + ~~~ 74) lt2 chm/l qm u. ] Std. 

1 Civilingenieur 1865, So 17f. 
2 Annal{'H du Glmi{' eivil 18T), 4. Bd., Ho 144. 
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Diese Formeln ergeben beispielsweise für h1 = 0,5 m, h2 = 0,05 m 

LI = 1,88 cbm, L 2 = 1,28 cbm, L 3 = 0,57 cbm, 

d. s. Werte; wzlche den Einfluß der Korngröße des Filtersandes auf die Mengen
leistung des Filters deutlich in die- Erscheinung treten lassen. 

Da mit dem Anw:tchsen der Verschlammung die Leistungsfähigkeit 
des Filters sinkt, so wird von Zeit zu Zeit die Entfernung der obersten Sand
schicht, auf w3lche sich die wenig durchlässige Filterhaut aufgelagert ho,t, 
notwendig, um die Leistung wieder zu heben. Hierbei genügt es, jedesmal 
eine etwa 15 mm dicke Schicht abzutragen. Die etwa 600 bis 800 mm be
tragende Stärke der Feinsandschicht gestattet daher diese Reinigung wieder
holt auszuführen, ehe die Erneuerung der Schicht notwendig wird. Um den 
ausgehobenen Sand wieder benutzungsfähig zu machen, wird er in einer Kies
wäsche gereinigt und zum Zweck der Zerstörung der an ihm haftenden orga
nischen Stoffe ausgeglüht. Die Stetigerhaltung des Betriebes einer größeren 
Filteranlage erfordert eine größere Zahl Filterbecken, so daß ohne Schädigung 

LlIft 
--,- -

hitergllI 
A 

b 

Abb. 59. Nutschlilter. 

B 

~ -O-e 

d 

der Filtration immer mehrere zugleich ausgeschaltet werden können. Meist 
richtet man den Betrieb derart ein, daß während der Entleerung eines der 
Becken ein zweites vorher entleertes gereinigt und ein drittes neu aufgefüllt wird. 

Offene Tiefdruckfilter mit künstlich erhöhtem Filterdruck finden als sog. 
Saugfilter oder Nutschen vielfach bei dem Filtrieren breiiger, schwer
fließender Stoffe, wie Stärke, Appreturmasse, Chemikalien, Öl, Firnis, Rück
stände der Ölfabrikation usw., Anwendung. In ihnen wird der Durchfluß 
des Filtrates durch den Filterkörper dadurch beschleunigt, daß durch eine 
Druckverminderung unterhalb des letzteren der auf dem ersteren lastende 
Atmosphärendruck nutzbar gemacht wird. 

Wie die Abb. 59 ersehen läßt, besteht ein derartiges Filter aus einem 
offenen Gefäß a, das durch einen mit Filtertuch bedeckten Siebboden b in 
zwei Teile geteilt ist. Der obere Teil nimmt das Filtergut auf, aus dem unteren 
wird mittels einer Pumpe oder eines Druckfasses (M ontejus) die Luft abge
saugt, so daß der äußere Luftdruck das Filtrat durch das Filter preßt. Das 
dem Luftabzug dienende Saugrohr c bildet zugleich die Drehachse des Gefäßes, 
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um die dieses bei der Entfernung der Filterrückstände gewendet wird. Die 
Ableitung des Filtrates erfolgt durch den Hahn d. Diese Nutschfilter werden 
bis zu 3 X I = 3 qm Nutschfläche gebaut und arbeiten mit einer Luftleere 
von 650 bis 700 mm Quecksilbersäule. Zur Beurteilung der Beschaffenheit 
des Filtergutes sei bemerkt, daß das Mischungsverhältnis von Appretur
masse etwa 130 bis 170 g Stärke auf 11 Wasser ist. 

Für einen stetigen, maschinellen Betrieb geeignete Saugfilter sind u. a. 
die in amerikanischen Zuckerfabriken vielfach gebräuchlichen Trommelfilter 
von Watson 1 mit einem umlaufenden Filtertuch, von dem der Niederschlag 
durch Bürsten und Spritzwasser stetig entfernt wird, während das in das 
Trommelinnere gesaugte Filtrat durch die hohle Trommelachse unter Ver
mittlung eines Schöpfrades abläuft. 

2. Geschlossene Tiefdruckfilter. 
Für die Filtration kleiner Wassermengen, wie sie der Betrieb von Papier

fabriken, Holzstoffabriken, Färbereien, Wäschereien, Bleichereien, chemischen 
Fabriken, Brauereien und anderen Fabrikanlagen erfordert, finden meist 

g . ·hlo.·s no Tiefdruckfilt r Anw lluung, dic durch Er
höh 11 d . Fi lt n ll'lIck . cin Lei. ·t Ul1g, steigcrung ('r
a bCIl. 1I h f'f währt in a llseit igcr Ein.' 'hluß de, 
Fil t rkörp r.· für di Ent ·taublillO' von mi t taub ge
.·chwäng rt l' Luft nich uncrh bliche Vort ile. Die für 
d ie genalln t<,n Zwc ke in B tra ht kommenden Fi lt )'-

im'ichtungen ·jlld 
.' In' mann igfal t ig 
und könnell daher" 
nur durch cil1 i~(' 

Beispicle erl ä u t er t 
we/'den . 

I . Trink 
\\' a " c rf i I tl· /'. 
FÜl' Mb ralwlli'
" rfabrik n li nd 
ühnli ,he \nlarrl'1\ 

wird VO ll den 
e 1I t s h e n 

'1' 0 n - 11 nu tc i 1I -
AI,h. r l!. l\ i , ~· I\ .. loI,·· "'i /t ·r rnr Trillkw,, <~e l · . 

'l. c ll g we l'k e n 
A.-G. die in Abb. 60 dargestellte FiItereinrichtung empfohlen. Die Anlage be
steht aus einer Reihe gleichartiger Filtergefäße a von je 45 I Inhalt, die durch 
abnehmbare Deckel b geschlossen sind und abwechselnde Lagen von Holzkohle 
und Kies enthalten. Das Wasser tritt durch eine Bimssteinvorlage c am Fuß 
jedes Filtergefäßes ein, durchdringt dessen Filterkörper und wird unterhalb 
des Deckels mittels eines Rohres d abgeleitet und dem folgenden Gefäß um 

1 Eng\. Pat. NI'. 974 vom 17. März 1873. 
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Fuß zugeführt. Die Zahl der hintereinander geschalteten Fi]tergefäße kann 
nach Bedarf beliebig vermehrt werden. Am Anfang der Reihe steht erhöht 
das Rohwassergefäß e; das dem letzten Filter entfließende Reinwasser wird 
von dem mit Abflußhahn versehenen Gefäß g aufgenommen. Die sämtlichen 
Gefäße und Rohrleitungen Rind aus Steinzeug hergestellt. Geeignete& Nach· 
füllen bzw. Entleeren des Rohwasser- bzw. Reinwassergefäßes läßt einen 
stetigen Filterbetrieb erzielen. 

O!irms afl 
Oicksaft 
Wasser ~ 
Oamp/ 

k 

Sajta laß 

~--~~----_L-----------L-------~ Abhufd~ 
.\ hh. 1,1. Knh h'filt cr rur Z" ck~rr,,"rik 11. 

F ilt rhnlt ~ ri c. fI. /?tidrslondes 

2. Saftfilter für Zuckerfabriken. Die Befreiung des Scheidesaftes 
von Farbstoffen, Kalk, schleimigen und salzigen Verbindungen geschieht 
in den Zuckerfabriken durch mehrfache Filtration des Saftes in 4 bis 6 m hohen, 
600 bis 1000 mm weiten, eisernen, allseitig geschlossenen Zylinderkesseln, die 
aufrecht stehen und fast zur ganzen Höhe mit Knochenkohle oder Spodium 
gefüllt sind. Um hierbei die Zuckerverluste möglichst einzuschränken, die 
mit dem Verbleiben eines Teiles des Saftes in der großen, unter Umständen 
bis zu '4 cbm betragenden Kohlenfüllung eines Filterkessels verbunden sind, 
findet nach dem Filtern ein schrittweises Auslaugen der Kohlenfüllung statt. 
Hierbei wird der zuckerreiche Dicksaft, der von dem Filtern her in der Kohle 
zurückblieb, durch zuckerärmeren Dünnsaft und sodann der zurückbleibendo 
Rest d!eses durch reines WasRer bzw. ·Dampf ans dem Filterkörp<>r verdrängt. 
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Die tunlic1?-ste Ausnutzung der Filtrationsfähigkeit der Kohlefüllungen 
wird durch Zusammmfassen einer Anzahl Filterkessel zu einer sog. Batterie, 
Abb. 61 , erreicht. Die Filterkessel K sind unter Vermittlung der Rohr
leitungen a so hintereinander geschaltet, daß ein jeder der Kessel zum ersten 
der Reihe werden kann und das Filtergut dann sie der Reihe nach durchfließt. 
Der letzte Kessel der Reihe ist hierbei ausgeschaltet, er wird entleert, gereinigt 
und mit neuer Filterkohle beschickt. In die Leitungen a eingefügte Absperr
hähne b dienen zum Regeln der Reihenfolge bzw. zum Ausschalten des je
weiligen Endkessels der Reihe. Andere Rohrleitungen cd e t führen je nach 

Abb. 62. Geschlossenes Filter. 

dem Eröffnen der in sie eingefügten Hähne den Filterkesseln Dicksaft, Dünn
saft, Wasser oder Dampf zu, während die ebenfalls von jedem Kessel absperr
bare Rohrleitung g zum Entleeren der Kessel dient. Das Entlüften der Kessel 
beim Füllen mit Filtergut geschieht durch die an. den oberen Kesselenden 
angeschlossenen, absperrbaren Luftablaßrohre h. 

Für eine Filterbatterie von drei Kesseln (1 bis 3) ergibt sich aus der bei
stehenden Zahlentafel im Verein mit der Abb. 61 der folgende Verlauf des 
}'iltrierens von Dicksaft : 

Im BetriebHabschnitt 
Der Saft 

tritt ein in fließt ab aus 

I iHt offcn c) b,. i., aURgc8chaltet K 2 K) Ks 
II C .• b2 i 2 , K) K" K 2 

III C2 h) i). K" K 2 K. 
IV .. r. b .• i.l • K2 K. K" 

IIMW. 
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3. Kiesfilter für Nutzwasser. Um die Betriebsuntubrechungen, 
die durch das Reinigen des verschlammten Filterkörpers von Zeit zu Zeit 
entstehen, möglichst abzukürzen und Verluste an Filterkies zu vermeiden, 
werden die geschlossenen Kiesfilter nach Abb. 62 mit entsprechenden Wühl
und Spüleinrichtungen versehen. Zur Speisung des allseitig geschlossenen 
Filtergefäßes a dienen die Rohrleitungen bund c, welche die Abschlußhähne 
h1 und h2 enthalten. b führt beim Geschlossenhalten des Hahnes h2 das zu 
filtrierende Rohwasser dem Filterkessel zu, so daß es den Filterkörper über
gießt und filtriert durch den Hahn h3 abfließt. Hierbei Rind die Schlamm
ablässe h4 , hs geschlossen. Zum Zweck der Reinigung des Kieses erfolgt 
nach dem Schließen der 
Hähne h1 und h3 das Öffnen 
des Hahnes h2 und des 
Schlammablasses h4• DaR 
Wasser durchfließt den Fil-
terkörper in umgekehrter. h/reJ,IJI 
Richtung und schwemmt 
die im Sand befindlichen 
Ablagerungen durch den 
Abflußhahn h4 nach außen. r 
Ein Rührwerk e, die sog. 
Wühlmaschine, fördert 
hierbei durch Bewegen des 
Sandes dessen Reinigung. 

Derartige Filter haben 
auch bei größeren Wasser
versorgungsanlagen . Ein
gang gefunden und werden 
hier zur Erhöhung der 
Leistung gruppenweise zu 
Filterbatterien zusammen
geordnet 1. Die Einzelfilter 

\. .J 
a 

A 

!i/Irq/ 

d 

a \ i 
' - ' 

c c 

Abb. Ba. Sackfilter. 

weisen 400 bis 3000mm Durchmesser und .630 bis 1000 mm Höhe des .Filter
kessels auf. Sie enthalten etwa 0,1 bis 7,0 qm Filterfläche und 80 bis 4500 kg 
Kiesfüllung. Ihre Leistung beträgt je nach der Größe bei 20 mm Filtrier
geschwindigkeit in 1 Minute 0,15 bis 8,45 cbm, bei 120 mm 0,85 bis 
50,70 cbm gereinigtes Wasser. 

4. Sac kfil ter. Als Beispiel eines Sackfilters diene der in Abb. 63 
wiedergegebene "Wellblechfilter" der Prager Maschinenbau-A.-G. 
vorm. Breitfeld, Danek & Co. in Prag, Derselbe ist ebenso wie der 
"Rinnenfilter" von Puvrez zur Filtration des Zuckersaftes in Zuckerfabriken 
bestimmt. Den Filterkörper bildet eine Platte a aus Wellblech oder Draht
geflecht, die an ein mit Schlitzen versehenes Rohr b angelötet und mit einem 
Rackförmig zusammengenähten Filtertuch c umhüllt ist. Eine größer<' Anzahl 

1 ZieQler: Rchllf'llfiltpr und ihr Rf't.rieb. Lf'ipzig 1 !lHI. 
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solcher Filterkörper wird in ein allseitig geschlossenes Gefäß deingehängt 
und die Rohre durch Öffnungen der Gefäßwand hindurch mit einem gemein
samen Abflußrohr e verbunden. Der Rohsaft tritt unter einem Druck von 
1 bis 2 m Saft säule durch das Rohr f in das Filtergefäß ein und fließt durch 
die Filtertücher hindurch gereinigt dem Abflußrohr e zu. Die Filtertücher 
werden von Zeit zu Zeit durch Auswaschen von den anhaftenden Rückständen 
befreit. Ein Wellblechfilter enthält 15 bis 45 qm Filterfläche und besitzt eine 
Leistung von 10 bis 35 hl Saft für 1 qm in 24 Stunden. 

5. Staubluftfilter. Um die zur Lüftung der Arbeitsmaschinen be
nutzte, mit Staub geschwängerte Luft vor dem Austritt in die Atmosphäre 
von dem Staub zu befreien, finden in Getreidemühlen, Zementmühlen, 
mit Sandstrahl arbeitenden Gußputzereien und anderen stauberzeugenden 
Industrien vielfach Filtereinrichtungen Verwendung. Auch dienen solche 
bei der Ventilation bewohnter Räume, bei dem Betrieb von Luftverdich
tungsmaschinen u. dgl. zum Vorreinigen der einzuführenden Frischluft. 

Diese Staubluftfilter bestehen in ihrer einfachsten Ausführung aus einem 
in mehreren Lagen in dem Luftkanal oder einer besonderen Filterkammer 
ausgespannten, den Durchlaß deckenden Filtertuche, das aus einem dichten 
Baumwollgewebe oder, wie bei dem Luftfilter von K. und Th. Möller 1, aus 
zwei, eine 30 mm dicke Watteschicht einschließenden grobmaschigen Baum
wollgewebe gebildet ist. Für das Möllersche Filter 'wird bei der Lüftung 
von Gebäuden die Leistung zu 220 cbm Luft/l qm und 1 Stunde, der Wider~ 
stand für 1 qm Fläche zu etwa 1,2 kg angegeben. 

Als besonders leistungsfähige Staubfilter sind die "Sternfilter" von 
Nagel und Kämp 2 und die "Schlauchfilter" von L. Beth bekannt. Diese Filter 
werden meist in die Saugleitung eines Ventilators eingeschaltet und arbeiten 
mit einem Saugdruck von 30 bis 40 mm Wassersäule. 

Die allgemeine Einrichtung eines Schlauchfilters zeigt die Abb. 64. 
Die halbwollenen, für saure Dämpfe ganzwollenen Schläuche a von ~ bis 3 m 
Länge und 150 bis 200 mm mittlerer Weite sind mit ihren unteren offenen 
Enden auf dem dm;chbrochenen Boden b des allseitig geschlossenen Filter
gehäuses c befestigt. Am oberen Ende sind sie geschlossen und mittels einer 
Zugstange d an einem Hebelwerk e schlaff aufgehängt. Auf den Hebel 
wirkende umlaufende Hubdaumen f spannen die Schläuche zeitweise an. 
Ein zweites Hebelwerk g steht mit einer Drehklappe h in der Ableitung der 
gereinigten Luft in Verbindung. Diese Klappe wird bei dem Anstraffen der 
Schläuche so umgestellt, daß sie die Ableitung i verschließt und das Filter
gehäuse bei k mit der Außenluft verbindet. Die RückfühIUng der Klappe 
in die punktiert gezeichnete Stellung tritt ein, wenn der umlaufende Daumen m 
gegen den oberen Arm des Hebels g drückend, den Hebel nach rechts ver
schiebt. Hierbei wird dieser durch den Aufstieg der Nase n auf die Stützrolle 0 

so hoch gehoben, daß der untere Gabelarm in den Bereich des Daumens m 
gelangt, der nun die Linksschiebung des Hebels g und dic Rückdrehung der 

1 Zeitschr. d. Ver. delltRch. Ing. 1883, H. 607. 
2 DRI'. Xr. :16030 \'0111 31. Oktober 1885. Nallke: Portlandzementfabrikation 1909. 
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Klappe h in die gezeichnete Stellung bewirkt. Die bei schlaffer Lage der Schläuche 
durchgesaugte Luft durchdringt diese von innen ·nach außen, so daß sich die 
Staubteile auf der inneren Schlauchwand ablagern und von hier in den unteren 
Teil l des Filtergehäuses 
herabfallen, aus dem sie 
die Förderschrau be m ent
fernt. Die Befreiung der 
Schläuche von dem ab
geschiedenen Staub wird 
dadurch gefördert, daß 
in kur.zen Zwischen
räumen ein mehrmaliges 

Anstraffen derselben 
durch die Daumenscheibe 
f erfolgt, dessen Wirkung 
durch die hiermit. gleich
zeitig in das Filtergehäuse 
einströmende Außenluft 
noch gefördert wird. Das 
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Filtergehäuse dieser 
Schlauchfilter ist im Quer
schnitt rechteckig oder 
kreisförmig und wird aus 
Holz oder Eisenblech her
gestellt. Es enthält je nach 
der Größe der verlangten 
Leistung 8 bis 64 Schläu
che bzw.lObis llOqmFil
terfläche. Die Schläuche 
werden entweder genäht 
oder als nahtloseSchlauch -
gewebe hergestellt. l\.bb. 64. Sehlauehfilter. 

b) Die Hochdruckfilter. 
Mit der Steigerung und Andauer des Filterdruckes~ächst im allgemeinen 

die VolIständigk~it und Schnelligkeit der Trennung des Filtergutes. Den 
Druck begrenzt nach oben die Festigkeit der Filterstoffe und der aus ihnen 
hergestellten Filterkörper. Die Dauer des. Druckes und damit die Zeit für die 
Scheidung wird durch das Wertverhältnis bestimmt, in dem Filtrat und Rück
stand zueinander stehen. Es würde zur Unwirtschaftlichkeit des Filter
betri~bes führen, bei minderwertigem Filtergut die Arbeitsdauer so weit aus
zudehnen, daß auch die letzten Reste der Gemengteile geschieden werden. 
In diesem Fall könnten die Kosten des Scheidens leicht den Wert der rest
lich gewonnenen Teilstoffe übersteigen. Besonders hohe und anhaltende 
Druckgabe macht die Scheidung solchen Filtergutes erford~rlich, dessen 
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Gemengteile durch Adhäsion oder capillare Anziehung aneinander ge
bunden sind, wie dies bel mehr oder weniger wasserhaitigern Ton, bei 
breiigen Gemengen erdiger oder organischer Stoffe (Farben, Graphit, 
Rübenreibsei), bei Gemischen, die durch die Zerkleinerung öl- und safthaI
tiger Samen und Früchte erhalten wurden, bei nichtentölter Kakaomasse, 
bei den Zwischenerzeugnissen der Stearin- und Paraffinfabrikation usw. der 
Fall ist. 

Die Art der Druckerzeugung ist in erster Linie durch den Flüssigkeits
grad des Filtergutes 'bestimmt. Solches Filtergut, bei dem der Gehalt an 
Flüssigkeit den Gehalt an Sinkstoffen erheblich überwiegt, wird infolge seiner 
Hochflüssigkeit zweckmäßig durch unmittelbaren Zufluß oder mittels Pumpen 
dem Filter zugeführt. Hierbei ergibt sich die Größe des möglichen Filter
druckes aus der Höhenlage des Zuflußortes bzw. aus der Höhe des Pumpen
druckes und kann daher leicht beliebig gesteigert werden. Hochdruckfilter, 
deren Speisung mit Filtergut durch Vermittlung hydrostatischen oder Pumpen
druckes erfolgt und bei denen das Filtergut selbst den Drucküberträger 
bildet, führen den Namen Filterpressen. 

Filtergut mit einer weniger günstigen Transportfähigkeit macht die 
Trenfumg des Füllens des Filters von der Druckerzeugung notwendig. Für 
die Bauart der hierbei in Frage kommenden Hochdruckfilter ist in erster 
Linie die Art der letzteren maßgebend. Diese ist im allgemeinen eine zwei
fache. Entweder ist der wirksame Filterdruck die Folge einer Massenbeschleu
Iligung, welche dem den Filter füllenden Filtergut erteilt wird, oder er wird 
durch allmähliches Verdichten der Masse des Filtergutes durch von außen 
auf dasselbe einwirkende Druckkräfte erzielt. Hiernach werden die für die 
Scheidung schwerfließenden Filtergutes gebräuchlichen Hochdruckfilter in 
Schleuderfilter oder Zentrifugen und Preßfilter oder Scheide
p re s se nunterschieden. 

1. Die .Filterpressen. 
Filterpressen wurden zuerst in englischen Tonwarenfabriken zum Aus

pressen des Tonschlickers verwendet, um dem Ton die für die weitere Ver
arbeitung erforderliche Bildsamkeit zu erteilen. Im Jahre 1828 waren sie 
in England bereits in Gebrauch. In Deutschland wurde die Filterpresse im 
.Jahre 1863 von Dehne in Halle eingeführt und gebaut. Sie fand hier zuerst 
vorzugsweise in der Rübenzuckerfabrikation beim Auspressen des in der 
Scheidepfanne zurückbleibenden Scheideschlammes vorteilhafte Verwendung. 
Gegenwärtig werden Filterpressen außerdem in den mannigfachsten Indu-. 
i;triegebieten mit Vorteil benutzt, so in Porzellan- und Steingutfabriken, 
in Farbenfabriken, Graphitfabriken, Bleiweißfabriken, Stärkefabriken zur 
Gewinnung der festen Rückstände, in Ölfabriken zur Abscheidung des Öles 
von den Samenteilen, in den Paraffin- und Stearinfabriken zur Trennung 
des krystaJIisierten Paraffins und Stearins von der Mutterlauge; auch bilden 
sie ein unentbehrliches Hilfsmittel der Hefefabriken und vieler chemischer 
Fabriken allgemeiner Natur. 
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Die allgemeine Einrichtung einer Filterpresse ist aus der Abb. 65 zu er
sehen. Das Scheiden des Filtergutes, das der Presse aus einem Hochbehälter 
oder mittels einer Pumpe zugeführt wird, erfolgt gleichzeitig in einer Anzahl 
einzelner Filterkörper a, die in einem rahmenartigen Gestell vereinigt sind. 
Dieses bes.teht aus einer Kopfplatte b, einem Querhaupt c und zwei diese 
verbindenden Tragstangen d1 d2 • I\opfplatte und Querhaupt sind mit Füßen 
versehen; mit diesen f>teht die Pr€sse auf dem Fußboden des Preßraumes. 
Zwischen den Tragstangen hängen an vorspringenden Ohren e die Filter
körper. An diesen angeschlossene Handgriffe erleichtern beim Öffnen und 
Schließen der Presse das Verschieben der Filterkörper auf den Tragstangen. 
Der letzte der Filterkörper lehnt sich bei geschlossener Presse gegen die 
Vorderwand der hinteren Kopfplatte b; gegen den ersten wird eine zweite 
Kopfplatte I mittels einer Schraube g gepreßt, die in dem Querhaupt c gelagert 
ist. Diese Schraube wird beispielsweise mittels des Handrades h so stark 
angezogen, daß die FiltcIkötper flüssigkeitsdicht aneinander schließen. Bei 
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Abb. 66. Filterpresse. 

großen Pressen wird die Schraube durch eine Druckwassermaschine ersetzt. 
Den Austritt des Filtrates aus d€ll Filterkörpern lassen die Abflußhähne i 
regeln. Die austretende Flüssigkeit fließt der Fangrinne I zu. Die Rückstände 
lagern sich im Innern der Filterkörper ab, wobei mit dem Anwachsen der 
Ablagerung während der gewöhnlich 1/2 bis 1 Stunde betragenden Preßdauer 
die Durchlässigkeit des Filters allmählich abnimmt und der Pumpendruck 
steigt, bis er bei 5 bis 6, zuweilen auch bei 12 bis 20 Atm seinen Höchstwert 
erreicht. 

Die Endgröße des Pumpendruckes richtet sich nach der Filtrierbarkeit 
des Filtergutes und der Dicke sowie der anzustrebenden Festigkeit und Dichte 
der Filterkuchen. Damit der Enddruck ein gegebenes Maß ni<)ht überschreite, 
ist die Dicke der Filterkuchen der Filtrierbarkeit des Filtergutes anzupassen. 
In der Regel beträgt die Dicke 20 bis 30 mm; doch steigt sie bei besonders 
leicht filtrierbaren Stoffen, z. B. Stärke, auch bis auf 150 mm an. 

Bei der mittleren Größe der Filterfläche eines Filterkörpers von etwa 
1,5 qm werden in einer Pnsse gewöhnlich 20 bis 30, zuweilen auch bis 30 Stück 
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Einzelfilter vereinigt, so daß eine Presse im Mittel etwa 30 bis 75 qm nutz
bare Filterfläche enthält. Die Filterkörper sind plattenförmig und in der 
Regel quadratisch, zuweilen auch kreisförmig, gestaltet. Ihre Größe schwankt 
zwischen 200 und 1600 mm Seitenlänge. Mit der Größe der Platten und der 
Höhe des Filterdruckes wächst die Schwierigkeit der gegenseitigen Abdich
tung der Filterkörper und erfordert kraftvoller wirkende Zuspannvorrich
tungen. Im allgemeinen kann man rechnen, daß ausreicht für Platteü von 

200 bis 800 mm 8eite: Schra:ube mit Handrad 
800 " 1000" ,,: Schraube mit Handhebel 

1000 " 1600" ,,: hydraulischer Verschluß. 
Die Leistung einer Filterpresse, bezogen auf 1 q m Filterfläche und I Stunde, 

kann wie folgt eingeschätzt werden 1: 

für Ton, Erdfarben, Graphit u. dgl. 7 bis 13 kg feste Stoffe 
" Stearin vom Olein ... . . . . . etwa 12 
,. Hefe. 8 .. 
.. Stärke . . . . . . . . . . .'. . 20 " 
.. Bier . . . . . . . . . . . . . . 5 hl Filtrat 
.. Pflanzenöl (4 bis 8 m Druckhöhe) . 50 bis 100 I " 
" Zucker bei rd. 4000 Ztr. Rüben im Tag 60" 80 qm Filterfläche. 

Der Flüssigkeitsgehalt der Filterpreßkuchen iElt wechselnd. Er wurde 
beispielsweise bei dem Filtrieren von Kaolinschlamm zu 30 v. H., bei Stärke
kuchen zu 60 v. H. Wasser gefunden. Doch kann derselbe in besonderen 
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Abb. 66. Filterplalte fUr Kammerprenen. 

Fällen durchlverdrängen 
der Flüssigkeit mit ge
preßter Luft noch weiter 
erniedrigt werden. Bei 
den . Stärkekuchen ge
schah dies noch um rd. 
26 v. H. In ähnlicher Art 
ermöglicht bei hochwer
tigem Filtrat das Aus
laugen des Kuchens mit 
Wasser, Dampf usw. die 
fast restlose Gewinnung 
der Flüssigkeit. Das Fil
trieren zäher Flüssigkei
ten, die inder Wärme 
dünnflüssig werden, 
kann durch Heizen der 
Filterkörper gefördert 
werden. . 

Nach der Bauart der Filterkörper werden Kammerpressen und 
Rahmenpressen unterschieden. Die Filterkörper der Kammerpressen, 
Abb. 66, sind ebene Platten aus Metall (Eisen, Bronze, Hartblei) oder 

1 Zeitschr. d. Ver. deutsch.' lng. 1884, S. 626, sowie Bayerisches lnd.- u. Gewerbe
blatt 1888. Nr 13 u. 14. 
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Holz (Rotbuche, Pitch Pine) mit muldenartig ausgetieften Stimflächen. Die 
Bodenfläche jeder Mulde trägt Rippen, die der senkrechten Plattenkante gleich
laufen, aber kurz vor dem Erreichen des unteren Plattenrandes enden. Die Höhe 
der Rippen ist nach Abb. 66 C kleiner als die Muldentiefe. Sie werden mit 
~inem Blechsieb und dieses mit einem Filtertuch (-.-. gezeichnet) bedeckt: 
Werden zwei derartige Platt~n nach Abb. 66 A aufeinander gelegt, so daß 
si('h ihre Ränder decken, so verbleibt zwischen ihnen ein Hohlraum a, eine 
Kam m e r der Filterpresse.' Diese ist sonach init den Filtertüchern aus
gekleidet und durch sie an den Rändem nach außen hin abgedichtet. Die 
Zuführung des Filtergutes zur Kammer geschieht in der Mitte der Platte. 
Diese ist hierfür durchbohrt, und es sind die beide Plattenseiten bedeckenden 
Filtertücher durch hohle Vorsatzschrauben gegen die Platte abgedichtet. 
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Abb. 67. Filterplatte und Rahmen für Rahmellpressen. 

Die Abführung des Filtrates, das das Filtertuch durchdringt und zwischen 
den Muldenrippen herabfließt, erfolgt durch Kanäle im unteren Plattenrand, 
die nach außen in einem Hahn b enden. Für die Entnahme des Filterkuchens 
wird die Kammer geöffnet. 

Auch die benachbart liegenden Filterkör.per der 
Rahmenpressen, Abb.67, umschließen eine Kammer, in welcher die 

Bildung des Filterkuchens erfolgt. Diese. Kammer wird jedoch außer durch 
zwei Filterplatten PI P 2 durch einen zwischen diesen liegenden Rahmen R 
umgrenzt, der bei der Entnahme des Filterkuchens mit aus der Presse gehoben 
wird und der daher leicht entleert werden kann. Die von den Rippen der Filter
platten gestützten Siebe liegen bündig mit den Plattenrändem (Abb. 67 D), so daß 
die Kuchengröße durch die Größe der Rahmenhöhlung und die Rahmentiefe 
bestimmt ist. Ein über den Rahmen gehängtes Filtertuch (-. -. gezeichnet) 
dichtet diesen gegen die beiden FilterplatteIl. Es enthält da, wo die Kanäle a 

Fis ehe r, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 5 
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zusammenstoßen, die in den oberen Platten und Rahmenrändern dem Durch
fluß des Filtergutes dienen, zwei Durchbrechungen, so daß der Durchfluß 
nicht durch das Tuch behindert ist und das Filtergut in das Innere aller 
aneinandergereihten Rahmen einer Presse gelangt. Auch hier dienen, wie 
bei der Kammerpresse, hinter den Filterflächen mündende Kanäle in den 
unteren Plattenrändern und Hähne b dem Ablauf des Filtrates. Die erleichterte 
Entfernbarkeit des Filterkuchens und die Möglichkeit, die Kuchendicke durch 
Auswechseln der Rahmen beliebig verändern zu können, sind hprvortretende 
Vorteile der Rahmenpressp. 

2. Die Schleuderfilter. 
Die Benutzung der Schleuderfilter oder Zentrifugen erstreckt sich ins

besondere auf das Entflüssigen breiiger Massen, wie Kohlebrei, RübenreibseJ~ 
Papierstoff, Stärke, Hefe u. dgl. sowie auf das Entnässen durchfeuchteter 
Gespinste und Gewebe in Wäschereien, Färbereien, Bleichereien, Appretur
anstalten und ähnlichen Anlagen. 

Zur Aufnahme des Filter- oder Schleudergutes dient in der Regel eine 
dünnwandige, siebartig durchbrochene zylindrische Trommel, die Zentri
fugentrommel oder der Zentrifugenkorb, die um ihre senkrecht, 
zuweilen auch wagerecht gelagerte geometrische Achse in rasche Umdrehung 
versetzt werden kann. Bei dem Umlauf wird die Trommelfüllung, je nach 
ihrem spezifischen Gewicht und der Umlaufsgeschwindigkeit der TrommeL 
durch die in ihr wachgerufene Fliehkraft mit 5 bis 10 Atm Druck gegen die 
Trommelwand gepreßt. Hierbei tritt der flüssige Anteil durch die Sieböff
nungen nach außen, während der feste Rückstand in der Trommel verbleibt. 

Da die Schleuderkralt im quadratischen Verhältnis der Umfangsgeschwin
digkeit wächst, so wird die Pressungssteigerung und damit die Güte der 
Scheidung durch Vermehrung der Geschwindigkeit in erheblichem Maße ge
fördert. Doch setzt die Festigkeit des Baustoffes der Trommel eine Grenze, 
die ohne Gefahr für den Betrieb im allgemeinen nicht überschritten werden 
darf. Für den üblichen Baustoff Kupfer oder Eisen liegt diese Grenze bei 
50 bis 60 m sekundlicher Umfangsgeschwindigkeit der SchleudertrommeL 
Hiernach laufen Trommeln von 800 bis 1500 mm Durchmesser und 400 bis 
900 mm Höhe in der Regel mit höchstens 1500 bis 1000 Umdrehungen in der 
Minute. 

Die Zentrifugen werden in aufrechtstehende und liegende eingeteilt, je 
nachdem die Drehachse der Trommel senkrecht oder wagerecht angeordnet 
ist. Sie werden stehend genannt, wenn bei senkrechter Achsenlage die Stützung 
des unteren Achsenendes durch ein Fußlager erfolgt; hängend, wenn die Achse 
am oberen Ende in einem Lager aufgehangen ist. Die Erhaltung der Achsen
lage erfolgt bei stehender Anordnung durch ei~ Halslager, das sich zweck
mäßig unterhalb des Trommelbodens befindet, zuweilen aber auch oberhalb
der Trommel angeordnet ist. Hängende Zentrifugen bedürfen eines solchen 
Lagers nicht, da sich bei ihnen der Zentrifugenkorb stets im stabilen Gleich
gewicht befindet.. 
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Damit die Drehachse des Korbes eine freie Achse sei, ist ein möglichst 
vollkommener Massenausgleich in bezug auf die Drehachse notwendig. Mangel
hafter Ausgleich führt zum Schleudern der Trommel und gefährdet den 
Bestand der Lager und der Trommel selbst. Durch ihn findet eine ungleiche 
Verteilung der auf die umlaufende Trommel wirkenden Fliehkräfte und 
somit eine ungleiche Beanspruchung der Trommel statt, die unter Umständen 
zum Zerreißen derselben führen kann, ein Vorgang. den man auch als Explo
sion zu bezeichnen pflegt 1. 

Der bei sorgfältiger Ausführung der Schleudertrommel von vornherein 
hefoltehende Massenausgleich wird durch eine ungleiche Verteilung des Schleu
dergutes im Korb leicht gestört. Auf den Eintrag dieses ist daher besondere 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu verwenden. Dies gilt insbesondere für die 
stehende Zentrifuge. Bei hängenden Zentrifugen wird der Störung des Gleich
gewichtes durch Ausbildung des Tragzapfens zu einem Kugelgelenk leicht 
erfolgreich entgegengewirkt, da in diesem Falle die Achse der Pendelschwingung 
des ~orbes folgen kann. 

Um auch bei stehenden Zentrifugen den aus der ungleichen Korbfüllung 
hervorgehenden Erschütterungen und Betriebsstörungen vorzubeugen, hat 
sich bereits Penzoldt, dem auch der erstmalige Entwurf einer Zentrifuge zur 
Abscheidung von Flüssigkeiten zu danken ist 2, um die Schaffung geeigneter 
Einrichtungen bemüht. Von Erfolg begleitet jedoch waren erst die von 
Seyrig angegebenen Hilfsmittel. Sie bestanden in der allseitig federnden 
Stützung des Halslagers der Trommelwelle und der Anordnung beweglicher 
. AWlgleichgewichte an dieser derart, daß der durch die ungleiche Erfüllung 
der Trommel aus der Drehungsachse verschobene Trommelschwerpunkt bei 
dem Trommelumlauf wieder in diese Achse zurückverlegt und die Achse selbst 
dadurch zu einer freien Achse wurde 3. 

Die von Seyrig gewählte Armform der Ausgleichgewichte, der zufolge 
dieselben "Flughämmer" benannt wurden', hat Fesca 5 in Berlin und nach 
ihm Hauboldt 6 in Chemnitz durch MetalIringe ersetzt, welche die Achse los0 
umgeben und .verschiebbar auf Scheiben ruhen, die an der Achse befestigt 
sind, eine Anordnung, die bereits der obengenannte Penzoldt im Jahre 1844 
für den gleichen Zweck angegeben hatte 7. Die Ausgleichringe liegen nach 
Fesca im Innern des Schleuderkorbes ; H auboldt legte sie erstmalig unter 
den Trommelboden bzw. um den Trommelmantel, so daß der Innenraum 
der Trommel für die Füllung mit Schleudergut voll ausgenutzt werden kann. 
Gegenwärtig sind alle drei Anordnungen in Gebrauch. Auch ist von SiebeU 
an Stelle der AUfolgJeichringe die Anordnung von ringförmig gebogenen Rohren 

1 Polyt. Centralblatt 1871, S. 1419. 
2 Franz. Pat. Nr. 5099 vom 2. August 1836. 
3 Eng!. Pat. Nr. 10494 vom 25. Juli 1845. 
4 JI'U8p1'att: Techn. Chemie. 3. Aufl., Bd. 7, S. 197. 
5 Preuß. Pat. vom 26. Januar 1852. 
• Kgl. Sächs. Pat., Kl. 25b, Nr.4141 vom 17. August 1875. 
; "'mnz. Pat. Xr. 12103 vom 12. November 1844. 

0* 
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empfohlen worden, die mit dem Trommelmantel verbunden und teilweise 
mit Quecksilber gefüllt sind 1. 

Die allgemeine Einrichtung einer stehenden Zentrifuge mit Massellaus
gleicher ist aus Abb. 68 zu ersehen. Der Zentrifugenkorb besteht aus dem 
zylindrischen, siebartig gelochten Mantel a aus Kupfer- oder Eisenblech, den 
nach unten der gußeiserne Boden b abschließt. Oben säumt den Mantel 
ein nach innen ragender Verstärkungsring c, durch dessen Öffnung der Korb 
beschickt und entleert wird. Die Trommel steckt auf dem oberen Ende einer 
Welle d, die in dem Fußlager e steht und von dem Halslager I aufrecht ge
halten wird. Das letztere ist durch sechs in wagerechter Ebene sternförmig 
angeordnete Stangen g gestützt, deren freie Enden die mit dem Maschinen
gestell fest verbundenen Büchsen h verschiebbar durchragen und in ihnen 

Abb.68. Stehende Zentrifuge. 

sich gegen' Federn stützen. Die Spannungen der Federn sind so geregelt, 
daß die Welle senkrecht steht und nach der Auslenkung aus dieser Lage 
durch den Federdruck wieder in sie zurückkehrt. Zwischen dem Fuß- und 
Halslager sitzen auf der Welle die Antriebscheibe i und eine Bremsscheibe k. 
Den Antrieb vermittelt das Riemenvorgelege l, dessen Welle die Los- und 
Festscheibenm und n trägt. 

Die Trommel ist von einem eisernen oder stählernen Mantel 0 umgeben, 
der auf dem Gestell p aufsitzt, abnehmbar ist und zum Auffangen des Filtrates 
dient. Zugleich bietet er bei einem etwaigen Zerspringen der Trommel Schutz 
gegen das Umherschleudern der Bruchstücke und ist zur sichereren Erreichung 
dieses Zweckes zuweilen aus besonders widerstandsfähigem Werkstoff her
gestellt (Panzerzentrifugen). Die obere Öffnung des Mantels bedeckt zuweilen 

1 DRP. Nr. 10629 vom 11. Dezember 1879; ferner EngelluJrdt und Förster: DRP. 
Nr. 250151 vom :30. November 1911. 
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ein aufklappbarer Deckel. Derselbe steht zweckmäßig mit dem Riemenführer 
derart in Verbindung, daß er nur dann geöffnet werden kann, wenn der An
triebriemen auf der Losscheibe liegt, die Trommel also stillsteht. Hierdurch 
ist der mit Gefahr verbundene Eingriff in die laufende Trommel verhindert. 

Den Massenausgleich vermitteln drei Stück flache, allseitig gegen die 
Achse verschiebbare Metallringe t, die lose auf gleich vielen an der Nabe 
des Trommelbodens befestigten Ringscheiben liegen. Die Ringe t sowie die 
Stützung des Halslagers t der Welle durch die sechs Federn l sind nochmals 
aus der Grundrißdarstellung Abb. 69 zu ersehen. Eine nicht zentrisch ver
teilte Trommelfüllung führt bei dem Umlauf der Trommel zum Entstehen 
der einseitig gerichteten Fliehkraft 0, die bei der elastischen Nachgiebigkeit 
des Halslagers die kreisende Bewegung der Trommelachse auf einem Kegel
mantel veranlaßt, dessen Spitze im Fußlager der Welle liegt, das hierfür 
(s. Abb. 68) kugelgelenkig auf dem Gestell der Maschine ruht. Hierbei wird 
der Druck gegen das Halslager abwech
selnd von einem bzw. von zwei benach
bart liegenden Federwerken l aufge
nommen. Es tritt daher ein Größen
wechsel der Federstauchung ein, so daß 
die umlaufenden Massen eine sechs
strahlige sternförmige Bahn durchlaufen, 
wobei sie sich in stetem Wechsel ihrer 
dem Ruhezustand entsprechenden 
Mittellage nähern und sich von dieser 
entfernen. Es treten wagerechte . Stöße 
auf, die, wenn sie eine bestimmte Größe 
erlangen, im Zusammenwirken mit 
dem Beharrungsvermögen der Ausgleich

Abb. 69. Zentrifugen regler. 

ringe t, deren Gleiten auf den Unterlagen veranlassen und sie in eine Lage 
überführen, bei welcher die Resultierende aus den Fliehkräften Cl Cz Cs der Ringe 
gleich der Fliehkraft 0 wird, aber im entgegengesetzten Sinne dieser wirkt. Der 
Schwerpunkt des ganzen bewegten Massensystems nähert sich hierbei der 
Trommelachse, bis er nach wiederholter ruckweiser Lagenänderung der Aus
gleichrnassen mit ihr zusammenfällt und die Drehachse zur freien Achse wird1• 

Auch die pendelnde Aufhängung des Zentrifugenkorbes geht auf Seyrig'l. . 
zurück; doch dürfte eine praktische Erfolge versprechende Bauart einer 
Hängezentrifuge zuerst von dem Amerikaner S. Hepworth 3 angegeben worden 
sein. Diese Bauart hat in der Folgezeit mehrfach weitere Ausbildung erfahren, 
teils durch Hepworth selbst. teils durch andere amerikanische Konstrukteure. 
Die Abb. 70 gibt die von Hepworth gewählte Bauart wieder. Die Trommel a 
lind der sie einhüllende Mant.el b werden von einem schalenförmigen Lager c 

1 H. Fi,!cher, Erfindungsgl'sch. d. hl'lltrjfugenrl'gI~r~. Chcm. Apparatur, VII. Jahrg. 
(1920), Heft 4 uf. 

2 F.ngl. Pat. NI'. 7567 vom 16. August. 1838, 
3 Eng!. Pat. NI'. 3:17:, "om l:t J)('zl·mb .. r 18il. 
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getragen, das einen halbkugeligen Kopf des Mantelträgers d umschließt und 
das Seitwärtsschwingen der Welle e zuläßt. Federpuff~r I halten Trommel 
und Mantel in ihrer Mittellage. Bei ungleicher Füllung des Korbes begrenzen 
sie durch ihren Widerstand den Pendelausschlag, den bei dem Trommel-

ö 

umlauf die einseitig wir
kende Fliehkraft bewirkt. 
Die Korbwelle e ruht ill 
einem Fußlager g des durch -
brochenen Mantelhodem; 
und ist am oberen End(· 
in dem Mantelträger d dreh-

. bar gelagert. Unterhalb der 
Lagerstelle trägt sie die An -
trieb- und Bremsscheibe lt. 
Sonach nimmt der Mantel 
nicht an der Drehung, 
wohl aber an der Seitwärts
schwingung der Trommel 
teil. DaR Entleeren der 
Trommel erfolgt durch 
Öffnungen des Trommel
bodens, die während des 
Schleuderns durch einen 
Ringschieber k verschlos
sen sind. 

Während H epworth die 
Zentrifuge an dem Decken
gebälk des Aufstellungs
raumes aufhängt, stützen 
sie Rritton und RarTon l 

durch ein besonderes Fuß-
gestell und erweitern da-

Abb. 70. Hängende Zentrifuge. durch die Aufstellungs-
möglichkeit. Den gleichen 

Zweck verfolgte die Mannhei mer Maschi nenfa brik2, wenn sie die Trom
melachse auf eine sie durchragende Säule stützte. 

Der Schleuderkorb der Zentrifugen wird zuweilen zum eigenen Schutz, 
aber auch zum Schutz des Filtergutes im Innern mit einem Blei-, Zinn-, Nickel
oder Hartgummiüberzug versehen oder nimmt bei dem Aus8chleudern saurer 
Stoffe einen durchlöcherten Einsatz von Steinzeug auf (Abb. 71, Säurezentri
fuge von Ge br. Hei ne in Viersen). Auch der Sc,hutzmantel wird zu
weilen verbleit oder verzinnt, bei Säurezentrifllgen auch mit Steinzeug 
ausgekleidet. 

1 EngI. Pat. Nr. 118 vom 12 .• Januar 187". 
2 Polyt. Zeitschr. 1875, H. 85; Omthp: Die Appretur der Gewebe. ßerlin 1882, H. 6:1:;. 
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Der Antrieb der Schleuderfilter erfolgt unterhalb oder oberhalb des 
Korbes. Ersteres ist vorzuziehen, weil bei dieser Anordnung die Beschickungs
öffnung der Trommel freigehalten ist. Kleine Zentrifugen werden mittels 
.Handkurbel, große mit Riemenantrieb, zuweilen auch durch einen mit der 
Trommelachse gekuppelten 
Elektromotor betrieben. In 
den Hand- und Riemenantrieb 
werden zuweilen Reibräder, 
selten Kegelräder, einge
schaltet. 

Die Entleerung der 
Schleudertrommel durch den 
Trommelboden, die bereits 
bei der Zentrifuge von H ep
worth Erwähnung fand, ge
stattet bei dem Ausschleudern 

Abb. 71. Säure·Zentrifuge. 

breiigen Schleudergutes, das Entfernen der Rückstände während des Trommel
umlaufes vorzunehmen und damit die Wirtschaftlichkeit des Schleuderbetriebes 
zu erhöhen. Die gleiche Absicht verfolgen jene Konstruktionen und erreichen 
sie in noch höherem Maße, 
bei denen Füllen und Ent
leeren der Trommel gleich
zeitig stattfinden. Eine der
artige Einrichtung ist erst
Jualig von dem belgischen In
genieur Havrez1 in Charleroi 
zum Entwässern von Klein
kohle benutzt worden mit dem 
Erfolg, daß bei 75 kg Trom
melfüllung und 5 PS Arbeits
verbrauch in 10 Stunden 
50 000 kg Kleinkohle entwäs- _. _ 
sert wurden. Die Zentrifuge 
besit~t eine stehende Trommel ,",,~"'!IIJ;:;;;;;;;;;;;;J ••• ~;;;;:;;;;lIJJr~---:jrl 
mit durchbrochenem Boden. 
Innerhalb · der Trommel liegt 
nach Abb. 72 eine den Trom- l?iic!fsl(Jn(/ 
melquerschnitt erfüllende För- Abb. 72. Zentrifuge mit selbsttätigem Austrag. 

derschraube, die etwa 1 bis 
2 v. H. mehr Umdrehungen macht als die Trommei. Die sich hier
aus ergebende Relativbewegung veranhtßt das mit der Trommel um
laufende Schleudergut, die Trommel so langsam von oben nach unten 
zu durchwandern, daß die Schleuderzeit zur Entwässerung genügt. In 

1 Deutsche Industriezeitung 1867, S. 92; Armengaud: publication industrielle 1868, 
:Bd. 17, S. 198, Tafel 14. 
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neuerer Zeit werden derartige Zentrifugen auch mit liegender Achse aus
geführt l . 

Die große Masse der gefüllten Schleudertrommel erfordert sowohl bei 
der Inbetriebsetzung der Zentrifuge als auch bei dem Abstellen einen längeren 
Zeitraum. Im ersteren Falle ist die Beschleunigung auch mit einer erheb
lichen Steigerung der Betriebsarbeit über die Größe hinaus verbunden, welche 
der. Beharrungszustand der Maschine erfordert. Beobachtungen an einer 
Schleuder von 800 mm Korbdurchmesser und 300 mm Korbhöhc ergaben 
für n = 1000 Uml.jMin., 43 kg Beschickung und 6 Minuten Anlaufdauer 
den Arbeitsverbrauch 

im Anlauf zu 
in der Beharrung zu 

der leeren Schleuder 
N = 2,1 PS 
N = 1,0 PS 

der gpfilllten Schleuder 
N = 4,3 PS 
N = 0,9 PS 

Legt man eine Angabe von Walkhojj2 zugrunde, die er an einer Zucker
schleuder gewonnen hat, so führt die in Abb. 73 gegebene Kurve zu einem 
Bild über den Beschleunigungsvorgang, welcher sich bei dem Anlauf der 

tim/Imin 
100 0 

Trommel innerhalb 6 Minuten abspielte, 
während die Drehzahl von 0 bis 950 
Um1./Min. stieg . 8tJ, 0 

'0 6tJ, 

'0 

ZtJ, '0 

" / 

/' 

/ 
/ 

-" 

./ 

Der Leistungsgrad eines Schleuder
filters nimmt mit der Entflüssigung des 
Schleudergutes beständig ab. Die Grenze, 
an der das Schleudern aus wirtschaftlichen 
Gründen unterbrochen werden muß, ist 

7 2 J 11 5 r; fltn. durch den Nutzwert des Filtrates und des 
Abb. 73. Anlauf .der Zentrifuge. Rückstandes vorgezeichnet; sie ist für 

verschiedenartige Stoffe und Zwecke ver
schieden und im allgemeinen nicht angebbar. Die Beobachtung lehrt, daß 
die Ausdehnung der Schleuderdauer über wenige Minuten vielfach ausreicht, 
um die Fortsetzung des Schleuderns unwirtschaftlich werden zu lassen. 

llienkoff gibt beispielsweise an, daß durch Ausschleudern von Zucker
rubenbrei nur etwa 65 v. H. des in dem Brei enthaltenen Saftes gewonnen 
werden konnten, und daß hierzu bereits die ersten beiden Minuten des Be
triebes 49 v. H. beisteuerten, während in der 11. bis 13. Minute nur noch 
0,7 v. H. zur Abscheidung gelangten. Zu ähnlichen Ergebnissen führten 
Versuche von Gro88eteste, sofern sie bei dem Ausschleudern von gewaschenen 
Geweben bei 14 Minuten langem Schleudern eine Abscheidung von 71,7 v. H. 
Wasser ergaben. Hiervon entfielen anf die 

1. u. 2. Min. 
56,7 

3. u. 4. 5. u. 6. 7. 11. 8. 9. 11. 10. 11. u. 12. 
6,1 4,2 2,0 1,2 0,9 

3. Die Preßfilter. 

13. u. 14. 
0,6 v. H. 

Hochdruckfilter, bei dcnen die Entflüssigung des 1<'iltergutes unter der 
Einwirkung eines durch Vermittlung des Filterkörpers von außen auf das Gut 

1 DRP. Nr. 30235 vom 13. Mai 1884. Zeitsehr. d. Ver. deutsch. lng. 1885, H. 213. 
2 Wagner: Die Htärkpfabrikation. Braunsehweig 1876 H. 176. 
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übertragenen Druckes erfolgt, heißen Preßfilter oder Scheidepressen. 
Es sind Kaltpressen oder Heißpressen, je nachdem die Abscheidung 
des Filtrates bei -gewöhnlicher oder bei künstlich erhöhter Temperatur s'tatt
findet. Das Erwärmen des F il t e r - oder Pr e ß gut e s dient bei zäh
flüssigen Gemengteilen, z. B. OIen organischen oder mineralischen Ursprungs, 
dazu, deren Fließbarkeit zu erhöhen und damit die Abscheidung zu fördern. 

Die Artbestimmung der Preßfilter pflegt auf Grund von vier wesent-
lichen Merkmalen zu erfolgen. Man unterscheidet 

1. nach dem Scheidegut : 01-, Stearin-, Kakaopressen u. a.; 
2. nach dem Filterkörper : Beutel-, Tisch-, Topf-, Trog-, Seiherpressen u. a.; 
3. nach dem Arbeitsverfahren : stetig und unstetig arbeitende Pressen; 
4. nach der Druckerzeugung : Hebel-, Keil-, Schrauben-, Walzen-, 

hydraulische Pre8~en u. R. 

8 

A 

ejs/ucn 

offenes Einsch/ogelucl7 

(eng/isch.omerik.) 

I(reuz 

A 

., 

At..IJ. 74--7U. PrelltUche ... 

ycll oder J ovrl/n 

~ 

d"oppe/t 

~ 

8 

Das allgemeine Merkmal aller Scheidepressen ist die beim Pressen ein
tretende Verkleinerung des vom Filterkörper umschlossenen Hohlraumes, 
der das Preßgut enthält. Diese .verkleinerung erfolgt während der Druck
steigerung in dem gleichen Verhältnis, in dem die Entflüssigung des Preß
gutes fortschreitet. Am Ende des Pressens erfüllt den Preßraum der in der 
Regel stark verdichtete, tafel- oder ballenförmige Preßkuchen, der nur 
noch wenig Flüssigkeit enthält und oft größere Härte und Festigkeit besitzt. 
Entweder ist (He Gewinnung des Preßkuchens (Stearin, Paraffin usw.) oder 
die des Filtrates (Rüböl, Leinöl usw.) das Endziel der Preßarbeit. Vielfach 
besitzen aber auch die Nebenerzeugnisse, seien diese das Filtrat (Stearinöl, 
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Solaröl usw.) oder der Rückstand (Rapskuchen, Leinkuchen usw.), wirtschaft
liche Verwendbarkeit. 

1X) Die Filterkörper der Scheidepressen. 
Als Filterstoffe stehen bei den Scheidepressen Stoffe pflanzlichen oder 

tierischen Ursprungs in Gebrauch, die in Ges~alt von Filzen, Geweben oder 

.I 

J1I 

Abb. 77-79. Herstellung eines PreApaketes. 

Geflechten Anwendung finden. In 
besonderen Fällen werden auch mehr 
oder weniger feinlochige Metallsiebe 
verwendet. 

Die einfachste Form des tex
tilen Filterkörpers ist das P re ß -
tu c h, ein leinwand-oder köper
bindiges Gewebe aus Roß-, Kuh-, 
Kamel- oder Ziegenhaar , Schaf
oder Baumwolle, seltener aus Lein 
oder Hanf. Die Preßtücher besitzen 
nach Abb. 74 bis 76 quadratische, 
länglich -rechteckige oder kreuzför
mige Gestalt (Kreuztuch oder Scour
tin). Das Preßgut wird auf die 
Mitte des ausgebreiteten Tuches auf
gegeben und durch überlegen der 
Tuchecken umhüllt oder eingeschla
gen, so daß ein ballenförmiger 
Körper, das Preßpaket, entsteht. 

Hierbei finden zweckmäßig nach Anleitung der Abb. 77 bis 79 höl
zerne Formkästen a, b Anwendung. Um überall möglichst gleiche Durch-

~~~~ lässigkeit der Hülle zu erzielen, wird, den mehrfach 
sich überdeckenden Tuchecken entsprechend, die 
Mitte des Tuches durch Aufnähen eines der Paket
größe entsprechenden Gewebestückes verstärkt 
(Abb. 74). Aus Roßhaaren oder Kamelwolle her
gestellte Flechtstücke finden auch in ];'orm kreis
förmiger dicker Scheiben, der sog. Preßdeckel, 
oder in dem Kreuztuch ähnlichen Formen Anwen
dung. Für leicht filtrierbare· Stoffe, wie Stärke 
und Appreturmasse, gibt man dem Gewebe auch die 

Ab/Q(/I Sackform und führt den gefüllten Sack a zwischen 

Abb. 80. Filtersack. 

zwei von Hand zusammengepreßten Holzstäben b 
nach Maßgabe von Abb. 80 hindurch. Auch wird der 
gefüllte Sack mittels einer Schraubenspindel zwischen 

zwei feststehenden, 100 bis 150 rum dicken Walzen hindnrchgezogen. 
Die Druckübertragung erfordert die Stützung oder den Einschluß des 

Preßpaketes in ein mit starren Wandungen versehenes widerstandsfähiges 
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Gefäß oder Gehäuse. Dasselbe bildet zusammen mit der PakethüUe den Filter
körper der Presse. Die starren Wandungen dieses Gefäßes müssen bei 
dem Pressen der Raumverkleinerung des Preßpaketes folgen und dürfen 
daher nicht starr miteinander verbunden sein" 

In der einfachsten Form bilden das Gefäß A 8 
vierseitige eiserne Preßplatten oder Preß
tische, zwischen denen das Preßpaket eingelegt 
wird. Zuweilen, insbesondere bei aufrechter 
Stellung der Platten, werden diese bei Rechteck
oder Trapezform nach Abb. 81 an einer Schmal
seite miteinander gelenkig verbunden. Die Preß
platten werden in der Presse im Wechsel mit 
Preßpaketen in größerer Zahl neben- oder über
einander geschichtet und gleichzeitig dem Preß
druck unterworfen. Hierbei nimmt eine Presse 
zuweilen 100 bis 200 Einzelpakete auf. Die Abb. 81. Preaplatten {Or liegende 

f Pressen. Druckflächen der ebenen Platten sind häu ig 
nach. Abb. 81· A mit welligen Rippen versehen, die sich bei dem Pressen 
in dem Preßpaket abprägen, die Paketfüllung zusammenhalten und sie 
hindern, dem Preßdruck seitlich zur Druckrichtung auszuweichen. Der 
Abfluß des Filtrates findet an den freien Rändern des Paketes statt. 

Sind auch die A 8 
Ränder des Paketes a i.. ,----y'~.....-<tf 

~~----durch das Preßgefäß 
umschlossen, so erfor
dert der Abfluß des 
Filtrates die Durch
lässigkeit der Preß
platten. Ein Beispiel 
hierfür liefern die in 
Abb. 82 dargestellten 

Preßplatten der 
S c h ach tel - oder C 
T r 0 g p res s e von 
Ehrhardt 1• Bei dieser 
ist ein freier Abfluß 
dadurch erreicht, daß 
die reihenweise ange
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~ooooooooooo 
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Abh. 82. PrefisehuchleL 

b 

c 

ci d 

ordneten Durchbohrungen der Platte a in einen unter dieser befindlichen, an 
den Enden offenen Kanal b münden. Den unteren Abschluß des Kanales 
bildet eine mit Randleisten versehene Platte c, auf welcher sich das Filtrat 
sammelt und die an der Unterseite zwei Leisten d trägt. Diese Leisten über
greifen die nach abwärts folgende zweite Preßplatte und schließen den das 

1 DRP. Nr. 14990 yom 8. .Tanuar 1881 und Nr. 1653!! vom 9. April 1881. 
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Preßpaket enthaltenden Hohlraum an den Langseiten ab, während die 
Rippen t der Preßplatte die Schmalseiten des Raumes teilweise verschließen. 

Mit vollem seitlichen Abschluß 'versehene Preßgefäße werden Preß
töpfe genannt. Dieselben werden durch ein in der Regel zylindrisches Ge
fäß mit einem feststehenden und einem beweglichen Boden gebildet. Der 
letztere tritt kolbenartig in das Innere des Gefäßes ein, während es der erstere 
an der Gegenseite verschließt. Preßtöpfe von geringer Höhe, wie sie in den 

A 

8 

g 
AIJu. 8a. Pr.,rüü"re. 

g 

Ringpressen Anwendung finden, 
werden in der Presse zu mehreren 
übereinander geordnet, derart, daß 
entsprechend der Abb. 83 der Kol-
ben a des einen Topfes oder Ringes 
b1 zugleich die Decke c für den 

cil zweiten, darunter befindlichen Topf 
b2 bildet. Die Ableitung des Fil
trates erfolgt durch sternförmig an
geordnete, mit Fall nach außen an
gelegte Nuten d der Kolbenfläche, 
die durch eine Siebplatte e und einen 
auf dieser liegenden Preßdeckel ab
gedeckt sind. Während die Boden
bzw. Kolbenplatten dauernd in der 
Presse verbleiben, werden die Ring
gefäße zum Zweck des Entleerens 
und Neufüllens nach jeder Pressung 
auf Schienen g aus der Presse ge
schoben. 

Preßtöpfe, deren Wandung für 
den Abfluß des Filtrates siebartig 
durchbrochen sind, werden Seiher 
oder Preßseiher genannt. Sie fin
den hauptsächlich in Ölfabrikcn 
beim Auspressen von Ölsaaten und 
Ölfrüchten Verwendung und be
stehen hier aus einem 450 bis 

500 mm im Lichten weiten, 1000 bis 2000 mm langen dünnwandigen Stahl
rohr a, Abb. 84, das ein gegen inneren Druck widerstandsfähiger Mantel 
umgibt. Das Rohr ist aus zähem Stahl geschmiedet, genau zylindrisch 
ausgebohrt und abgedreht und mit zahlreichen, bis 1 mm großen Bohr
löchern oder mit der Achsenrichtung des Rohres folgenden, bis 1 mm breiten 
Schlitzen versehen. Den versteifenden Mantel bilden flache Stahlstäbe b, 
die in Hochkantstellung und der Rohrachse gleichlaufend um das Rohr 
gleichmäßig verteilt sind und durch warm aufgezogene Stahlringe c umschlossen 
und gegen das Rohr gepreßt werden. Diese Ringe- besitzen entweder (nach 
Ahh. 84 links) eine größere Höhe und werden zu w('nigen in geringem Ab-
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stand übereinander gelagert, oder sie erhalten nur eine geringe Dicke und 
werden unter Belassung größerer Zwischenräume (nach Abb. 84 rechts) auf 
den Stabstern aufgeschrumpft. Im ersteren Fall werd·en die Kanäle des 
Stabsternes durch schmale Blechripge d, im letzteren Fall durch ein dünnes 
Blechrohr e nach außen abgeschlossen. HierdlU'ch wird das Verspritzen des 
durch die Sieböffnungen des Seihers tretenden Filtrates verhindert und dieses 
allein durch die Kanäle des Stabsternes zum Abfluß gebracht. Zuweilen be-
8teht der Seiher auch nur aus einem starkwandigen Stahlzylinder, in welchem 
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Abb. 84. Eiserner Seiher. 

die gebohrten Sieblöcher zum Zweck des leich
teren Filtratabflusses nach außen erweitert sind. 

Das Eintragen des Preßgutes in den auf
rechtstehenden Seiher geschieht nach Abb. 84 
schichtenweise, wobei zwei aufeinanderfolgende 

A 
b 

b 

b 
>: 

b 

Abb. 86. Hölzerner Seiher. 

Schichten immer durch zwei Preßdeckel und eine zwischen diese gelegte Eisen
blechplatte getrennt gehalten werden. Nach der Pressung enthält daher der 
Seiher so viel 20 bis 25 mm dicke Preßkuchen, als Schichten eingefüllt wurden. 
Eine Pressung liefert ·gewöhnlich 20 bis 30 Preßkuchen. Kurze, nur 300 bis 
400 mm hohe Seiher werden zur Erleichterung des Ausstoßens der Preßkuchen 
axial aufgeschlitzt und während des Pressens durch einen umgelegtoo stäh
lernen Spannring geschlossen. Beim Öffnen des Spannringes federt der Seiher 
auseinander und der in den Seiherbohrungen verankerte Preßkuchen kann 
mit leichter Mühe ausgestoßen werden. 

Dem geringen Preßdruck entsprechend werden beim Auspressen saft
reicher Früchte, wie Weintrauben, Oliven u. dgl., aus Holzstäben rostartig 
zusammengesetzte zylindrische Seiher benutzt. Die Stäbe sind nach Abb. 85 
an den Innenseiten eiserner zweiteiliger Reifen a durch Nieten oder Schrauben 
befestigt und die beiden Teile durch Gelenke b verbunden, so daß nach dem 
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Lösen des einen dieser der Seiher zum Entfernen der Preßrückstände auf
geklappt werden kann. Das Preßgut wird, in grobmaschige Preßtücher ein
geschlagen oder in gleichartige Preßbeutel gefüllt, in den Seiher eingetragen. 

Die Filterkörper der Heißpressen werden mit Dampf oder heißer 
Luft beheizt. Sie erhaItl'n hierfür im Inneren Kanäle, die das Heizmittel 
in stetem Strom durchfließt, so daß die durch die Bewegung vermittelte 
Durchmischung des Reizmittels den Wärmeaustausch zwischen ihm und 
der Körperwand fördert. In gegossenen Filterkörpern werden die Kanäle 
nach Poteau1 und Cothias2 durch eine eingegossene schmiedeiserneRohr
schlange gebildet. Prl'ßplatten aus Schmiedeisen werden nach Faulquier 
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Ahb. 8Il-88, Heizbare Pl'eflplatten. 

durch Aufeinallderschrauben zweier Platten a und b, Abb. 87, hergestellt, 
von denen die dickere Platte b entsprechend eingearbeitete Nuten enthält. 
Morane endlich bildet die Kanäle in Schmiedeisen- oder Stahlgußplatten 
durch kreuzweise gerichtete Bohrungen und Verschluß der Eingänge dieser 
mit versenkten Schraubenstöpseln, Abb. 86. Die mit dem Öffnen und Schließen 
der Presse verbundene Lagenänderung der einzelnen' Filterkörper erfordert 
deren beweglichen Anschluß an das feststehende Zuführrohr des Heizmittels. 
Ihm dienen in der Länge veränderbare Gelenkrohre R, Abb. 86, die mit dreh
baren Rahnverschraubungen an das Zuführrohr r und bei h an den Reiz
körper angeschlossen sind, oder biegsame Metallschläuche. Leon Droux gab 
] 893 die einfache Anordnung einer Umlaufheizung mit Heißwasser an, 

1 Praktischer MaPchlnenkonstrukteur 1875, S. 318. 
2 Engl. Pat. Xr. 14482 vom 30. Juni 1896. 
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von der Hefter l die in Abb. 88 wiederholte leichtverständliche übersichts
skizze gibt. 

ß) Die Pressen. 

C(C() Die unstetig arbeitenden Pressen. 
Nach den zur Entwicklung des Preßdruckes zur Anwendung kommenden 

mechanischen Einrichtungen werden Keil-, Schrauben- und Druckwasser
oder hydraulische Pressen unterschieden. Von diesen haben für europäische 
Verhältnisse die KeUpressen 
nur noch. geschichtlichen Wert. Den Chinesen waren sie von alters her bekannt, 
und in Mitteleuropa wurden sie bereits am Beginn des 17. Jahrhunderts als 
Ölpressen2 benutzt. Nach Rein3 

stehen in Japan noch jetzt Keil
pressen der in Abb. 89 dargestellten 
Bauart zur Ölgewinnung aus Samen
mehl in Gebrauch. Die Presse ist 
eine Topfpresse. Den Topf bildet 
ein hohler, durch einen Boden ge
schlossener Hohlzylinder a mit ge
riefter Innenwand. In ihn wird das 
in ein Tuch eingeschlagene Preßgut 
eingelegt. Eine am Boden befind
liche Bohrung b dient als Ölablauf. 
Der Topf wird von einem Quer
riegel c getragen, der zwischen die 
Säulen d eingespannt ist und den 
Fuß der Presse bildet. Der in den 
Topf tauchende Preßkolben e stützt 
sich gegen einen zweiten, das Haupt 
der Presse bildenden Querriegel !, 
dessen Enden lose in Schlitze der 
Säulen greifen. und durch die Keile g 
belastet werden. Das Eintreiben 

Abb. 89. Keilpresse. 

der Keile durch Hammerschläge bewirkt das Zusammendrücken 
gutes unter gleichzeitiger Zugbeanspruchung der Säulen. 

Die Einrichtung einer 
Schrauben presse 

des Preß-

gibt die Abb. 90 wieder. Sie ist ohne Beschreibung leicht zu übersehen. Ähn
liche aus Holz erbaute Tischpressen werden, in Porzellanfabriken beim Ent
wässern des dem Schlämmgefäß entnommenen Kaolinbreies benutzt. Der-

1 Hefter: Technologie der Fette III. Berlin 1910, S. 738. 
2 8chwahn: Lehrbuch der prakt. Mühlenbaukunde. Berlin 1847, 5. Abt., S. 61 

Tafel 46. 
3 Rein: Japan 2. Bd., S. 177, Leipzig 1886. Eine chinesische Bauart siehe in 81. 

JuJien: Industrie de l'Empirc Chinois, S. 119. 
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selbe wird in Leinentücher eingeschlagen, und die so entstehenden Preß
pakete werden auf dem Tisch der Presse in mehreren durch Weidengeflechte 
getrennten Lagen nach Abb. 91 übereinander geschichtet, dem Druck der 

Abb. 90. Schraubenpresse. 

Preßschraube unter-
worfen. Das Zuspannen 
und Lüften der Schraube 
erfolgt mit ij:ilfe eines 
den Kopf derSchrauben-. 
spindel quer. durch
ragenden Helleis, des 
sog. Preßbengels. 

Die Presse nimmt· 
bis zu 86 Preßpakete 
auf. Die in diesen be
findliche Kaolinmasse 
enthält etwa 40 v. H. 
Wasser. Einer zwei 
Stunden währenden all
mählichen Steigerung 
des Druckes folgt ein 
sechsstündiges Stehen 
der Presse unter Druck. 
Hierbei wird der Wasser

gehalt der Masse auf etwa 32 v. H. vermindert. Zum Vergleich diene, daß 
gleichartige Kaolinmasse auf der Filterpresse in erheblich kürzerer zeit bis 
auf 25 v. H. Wassergehalt entwässert werden konnte. 

Durch Einfügen eines Schaltwerkes 
zwischen die Schraube und den Preß
bengel, das sowohl beim Anziehen als 
Lösen der Schraube wirksam ist, wird 
die Bedienung der Schraubenpresse 
erheblich erleichtert. Auch wird zu
weilen bei Öl- und Fruchtpressen ein 
einfacher Hebel oder ein Kniehebel 
zur Vergrößerung des Schraubendruckes 
benutzt. Mit mechanischem Antrieb de~ 

Abb. 91. Kaolinpresse. Schraube versehene Scheidepressen fin-
den u. a. in Holzstoffabriken beim Ent

wässern des Holzschliffes Verwendung l . Sie gewähren bei langem Schrauben
weg durch raschen Rückzug der Schraube nach dem Pressen erhebliche 
Zeitersparnis. 

Die Presse der Neuz.,it ist für Fabrikbetriebe die mit Druckwasser arbei
tende 

1 Skizzenbuch f. d. prakt. Ma8chinenkonstrukteur 1886, Tafel 962. 
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HydrauUsche Presse, 

die sowohl stehend als liegend, als Tisch-, Trog-, Ring- und Seiherpresse zur 
Anwendung kommt. Die allgemeine Einrichtung des die Filterkörper auf
nehmenden Pressenrahmens, die bei allen stehenden Pressen wiederkehrt 
und auf liegende Pressen leicht übertragbar ist, lassen die Abb. 92 ersehen. 

Der Fuß der 
Presse ist in seinem 
-oberen Teil a vier-
seitig prismatisch 
gestaltet. Nahe den 
Ecken des PrIsmas 
liegen in Ausschnit
ten die unteren, 
durch Kopf und 
Bund begrenzten 
Enden der vier 
Säulen bund wer-
den darin durch vor-
-geschraubte Deck
platten c gehalten. 
In der gleichen 
Weise sind die obe
ren Säulenenden 
mit . dem Pressen
baupt d verbunden. 
Der Pressenfuß bil
<let zugleich den 
Druckwasserzylin -

<ler und reitet auf 
dem Unterbau e . 
.sein oberer Eingan g 
ist ausgedreht und 
mit einer rundum 
laufenden Nut fver- C 
sehen, welche die 
'Zur Abdichtung des 
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Kolbens g dienen- Abb. 92. Hydraulische Prei~". 
de Dichtungsman- Allgemeiner Aufbau. 

:schette aufnimmt. 
Diese besteht nach Abb. 93 aus einem Leder- oder Guttapercharing h VOll 

u-förmigem Querschnitt. Ein zwischen die Ringschenkel gelegter Gummi
:streifen r hält den äußeren Schenkel in Berührung mit der senkrechten 
Nutwand und schmiegt den inneren Schenkel an den Kolben an. Die Ab
dichtung erfolgt durch den zwischen den Schenkeln herrschenden Wasser
<lruck; sie paßt sich diesem ebenso wie die Kolbenreibung an. Da guß-

Fischer, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 6 
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eiserne Zylinder bei hohem Wasserdruck durchlässig werden (schwitzen). 
macht C. Sellers) den Zylinder überall gleichweit und füttert ihn mit einem 
Kupferrohr aus, das am Zylinderboden durch eine Manschette abgedichtet wird_ 

gl 
I 
I 
i 

------r------
Abb. 98. lIIanscbettendichtung. 

Die ungünstige Spannungsverteilung in 
der dicken Zylinderwand suchten Buß, 
Sombart & 00.2 dadurch zu umgehen, 
daß sie die Wandung in zwei Schichten 
zerlegten, die mittels kegelförmiger Stufen 
keilartig ineinander gefügt sind. 

Die in Scheidepressen benutzten 
Druckwassermaschinen besitzen etwa 150 
bis 350 mm Kolbendurchmesser bei 650 
bis 1300 mm Kolbenhub; sie arbeiten 
mit 100 bis 450 Atm Wasserpressung 
und liefern einen Gesamtdruck von 35-

bis 300 t. Dieser Druck verteilt sich auf den Querschnitt des Filter
körpers derart, daß die Flächenpressung 20 kgjqcm nicht iibersteigt. 
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In den geschilderten, aus dem Fuß, dem 
Haupt und den Säulen bestehendenPressenrahmen 
werden die Filterkörper derart eingefügt, . daß 
sie unter Druck gestellt werden können, das 
hierbei aus dem PreBgut austretende Filtrat 
freien Abfluß findet und die verbleibenden Preß
rückstände leicht entfern bar sind. Die sich hier
aus ergebende Eigenart der verschiedenen Bau
formen in bezug auf Anordnung des Filterkörpers 
und Betrieb der Presse lassen die folgenden 
Beispiele erkennen. 

Die Tlscbpressen. 

Tisch pressen werden stehend und liegend, als . f1 a 1 Kalt- und als Warmpressen ausgeführt. Stehende 

l Pressen, in denen eine größere Zahl Preßplatten 
Aufnahme findet, werden Etagenpressen ge

~~~~%~~~~~~ nannt. Sie lassen, ebenso wie die nach dem gleichen 
'r ~ Grundsatz gebauten vielplattigen liegenden Pres-

I 

'\ ) sen, die gleichzeitige Behandlung einer größeren 
'--"" Anzahl PreBpaketezu. Meist enthalten die Etagen-

Abb. 94. Etagenpresse. 
pressen 12 bis 14, zuweilen auch bis 20 Etagen. 

Die Abb. 94 stellt eine stehende Kaltpresse für Stearinfabriken dar_ 
Der Pressenrahmen enthält übereinander geordnet die Preßtische a von etwa 
600 X 800 mm Seitenlänge. Der unterste dieser Tische (al) ruht auf dem 
Kolben b der Druckwassermaschine und ist mit Fang- und Ablaufrinne für 
,-----

1 Österr. Bericht über die Ausstellung zu Philadelphia 1877, Heft XII. 
2 DRP. NI'. 6337 vom 26. November 1878. 
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uas ausgepreßte Öl versehen. Die übrigen Tische, die sog. Hängebleche, 
bestehen aus etwa 10 mm dicken Schmiedeisenplatten. Sie ruhen bei ge
öffneter Presse auf Bunden senkrechter Tragstangen, oder sie sind, wie dar
gestellt, in gleichen Abständen an Ketten c aufgehangen, die von dem Haupt 
der Presse herabhängen. Auch finden treppenförmig abgesetzte Leitschienen 
Anwendung, auf deren Stufen die Zwischentische bei offener Presse ruhen. 
Zwischen den Hängeblechen werden die Preßpakete in einfacher oder doppelter 
Lage unter Zwischenschaltung starker Eisenblechtafeln so geschichtet, daß 
jede Schicht 2 bis 6 Pakete enthält. Eine Presse mit 5 Hängeblechen und 
6 Zwischenblechen vermag daher rd. 80 bis 250 Preßpakete aufzunehmen, 
uie gleichzeitig der Pressung unterworfen werden. Die Druckfläche der 
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Hängebleche beträgt im allgemeinen etwa das 10- bis 15fache der Kolbenfläche 
der Druckwassermaschine. Der auf das Preßgut ausgeübte Höchstdruck 
kann daher im großen Durchschnitt auf etwa 10 bis 12 Atm geschätzt 
weruen. 

Das Pressen selbst erfolgt unter langsamer Steigerung ues Wasserdruckes 
bis zum Beginn des Öl austrittes aus dem Preßgut. Die bis dahin eingetretene 
Höhenverminuerung der Preß pakete gestattet nach dem Öffnen der Presse 
uas Nachsetzen neuer Pakete und damit die völlige Ausnutzung des Fassungs
raumes der Presse. Die erneute Druckgabe erreicht schließlich bei etwa 150 
bis 300 Atm Wasserdruck ihr Ende. Die möglichst vollständige Entflüssigung 
ues Preßgutes erfordert eine sehr allmähliche Drucksteigerung, so daß die 
zwischen zwei Neufüllungen der Presse verstreichenue Zeit bis zu 4 bis 5 Stun
den beträgt. 

6* 
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Die Anordnung einer liegenden Tischpresse mit geheizten Preßplatten 
gibt Abb. 95 wieder. Der den Fuß der Presse bildende Druckwasserzylinder a 
ist auch hier durch vier Säulen mit dem Preßhaupt b verbunden. Die mit 
Wasser oder Dampf heizbaren Preßplatten c reiten verschiebbar auf den 
beiden oberen Säulen und sind durch die ausziehbaren Heizrohre d an dip 
Zuleitung e des Heizmittels angeschlossen. Den Rückzug des Preßkolbens 
bewirkt beim Öffnen der Presse ein {kwicht I oder eine Druckwassermaschine 
von dem gleichen Hub wie die Presse, aber kleinerem Kolbendurchmesser. 
Die gleichmäßige Verteilung der Preßplatten beim Öffnen der Presse ver
mitteln nach Abb. 95 B langgestreckte Kettenglieder, die durch Zapfen der 
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Abb. 96. RiDgpre8~e. 
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Plattenränder aneinander geschlossen 
sind. 

In den Stearinfabriken dienen der
artige Warmpressen zum Nachpressen 
der kalt vorgepreßten Fettsäurekuchen , 
um aus ihnen noch die letzten Reste 
von Elain abzuscheiden. Die Kuchen 
werden hierbei zwischen u-förmiggebo
gene, 20 bis 30 mm dicke plattenför
mige {kflechte aus Ziegenhaar, sog. 
Preßsäcke oder Etreindelles, ein
gelegt und )llit ihnen zwischen die 
Preßplatten der Presse gehangen.' Die 
Zeit für das Füllen, Pressen und Ent
leeren der Preßsäcke kann auf etwa 1 
his 11/ 2 Stunde veranschlagt werden. 

Die Trog. und Ringpressen. 
Abgesehen von der verschiedenen 

konstruktiven Ausbildung' der Filter
körper (S. 75, 76) ergeben sich für den 
Aufbau und den Verlauf des Betriebes 

der Trog- und Ringpresscn nur unwesentliche Unterschiede. Beide Pressen
arten werden nur als stehende Pressen gebaut, deren Gestellrahmen in der 
Regel eine Anzahl geschoßartig übereinander geordnete Einzelfilterkörper 
enthält. Die Teilung des Filterkörpers in Preßring und Preßboden bedingt 
bei der Ringpresse, daß der Preßboden dauernd in der Presse belassen werden 
kann, während der zur Aufnahme des Preßgutes dienende Ring zum Zweck 
des Füllens und Entleerens zeitweise aus der Presse entfernt wird. Bei kleinen 
eingeschossigen Ringpressen geschieht dies am einfachsten durch Schwenken 
des Preßringes um eine der Preßsäulen. Bei großen mehrgeschossigen Pressen 
bildet der auf Schienen verschiebbare Preßring die Regel. In diesem Fall 
sind in der Höhe der einzelnen Ringe seitlich der Presse Schienengeleise 
angeordnet, auf denen die Ringe zum Zweck des :Füllens und Entleerens 
aus der Presse gefahren werden. Durch doppelseitige Anordnung dcI' GeleiAc 
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lassen sich die mit dem Füllen und Entleeren verbundenen Hetriebsunter
brechungen abkürzen, indem beide Arbeiten gleichzeitig erfolgen. 

Abb. 96 stellt die Anordnung einer fünfgeschossigen Ölpresse im halb
geöffneten Zustand, also bei fast völlig gesenktem Druckwasserkolben, dar. 
Die mit Ölfang versehenen Preßböden a sind in der Höhenrichtung des Preß
raumes gleichmäßig verteilt und werden von den Stufenschienen b in solcher 
Höhe unterstützt, daß ihre Unterseiten um einen geringen Betrag über den 
seitlich der Presse vorragenden Laufgeleisen c liegen. Auf diesen Geleisen 
reiten die Preßringe d mit vorspringenden Nasen, so daß sie aus der Füllstellung 
außerhalb der Presse in die Preßstellung geschoben werden können. In der 
Presse liegen die sämtlichen Preßringe gleichachsig übereinander, so daß die 
Kolben der Preßböden beim Aufstieg des Wasserdruckkolbens in sie eindringen 
und das sie füllende Preßgut verdichten. 

Beim Anlassen der Presse erfolgt die Druckübertragung auf den Inhalt 
der einzelnen Preßringe und das Anhalten dieser und der über ihnen liegenden 
Preßböden von unten nach· oben fortschreitend, bis der Inhalt sämtlicher 
Ringe dem Höchstdruck unterliegt. Dieser wird dann bis zum Schluß der 
Entflüssigung unterhalten, wobei z. B. der Ölgehalt von Rübsamen von 
43 v. H. auf 8 v. H. vermindert wird. Bei dem Ablassen des Druckwassers 
sinken die Preßtöpfe durch ihr Eigengewicht in die Anfangsstellung zurück, 
worauf die Preßringe zum Zweck des Entleerens und NeufülJens ausgefahren 
und durch neue, mit Preßgut gefüllte, ersetzt werden. 

Die Seiherpressen. 

Schon die Form des Seihers (S. 77) weist auf die stehende Anordnung 
für Seiherpressen hin. Es schließt sich überhaupt die Einrichtung dieser 
Pressen derjenigen der Ringpressen an, sofern nach Abb. 97 an die Stelle 
der einzelnen übereinander geordneten Filterkörper ei n Seiher a tritt, der 
zwischen den Kolben b der Druckwassermaschine und das Pressenhaupt c 
eingefügt ist. An diesem letzteren ist dem Seiher zugekehrt und seiner Innen
weite entsprechend ein Kolben d befestigt, der Preßstempel oder das 
Hä ng e s t ü c k, der in den beim Pressen aufwärts geschobenen Seiher eingreüt 
und den Preßdruck auf das den Seiher füllende Preßgut überträgt. Das große 
Gewicht des Seihers macht dessen Stützung auch außerhalb der Presse er
forderlich, wenn er zum Zweck des Füllens und Entleerens aus der Presse 
genommen wird. Diese Stützung erfolgt entweder durch Laufschienen, die 
den Seiher hängend tragen und auf denen er mit Laufrädern, die am oberen 
Seiherrand sitzen, ruht, oder es dienen dem Transport kleine Preßwagen e, 
die auf einem Schienengeleise f des Atbeitsraumes laufen und deren Tafel 
in gleicher Höhe mit dem unteren Rand des Seihers beim Tiefstand in der 
Presse liegt. Die letztere Anordnung gewährt den Vorteil, die Lage des Füll
ortes zur Presse beliebig wählen und von einem Füllort aus mehrere Pressen 
bedienen zu können. 

Schon bei der Besprechung des Seihers wurde darauf hingewiesen, daß 
desliell Füllung mit PreßgIlt schichtenweise erfolgt. Das Eintragen der Sehich-
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ten wird ebenso wie das Entnehmen der Preßkuchen nach dem Pressen durch 
die Benutzung einer hydraulischen Hilfspresse g erleichtert, die, wie die Abb. 97 
ersehen läßt, seitlich der Scheidepresse angeordnet und mit ihr durch das 
Schienengeleis I verbunden ist. Der Kolbenhub dieser Hilfspresse entspricht 
der Höhe des Seihers. In der tiefsten Stellung liegt die Oberseite des Kolbens g 
tiefer als die Tafel des Preßwagens e. Der Seiher kann daher von dieser auf 
den Seiherträger h übergeschoben werden. Er tritt hierbei unter die Öffnung 
einer Plattform i, auf der ein Meßgefäß k zwischen der Seiheröffnung und dem 
Vorratsbehälter 1 durch ein Kurvengetriebe m verschoben wird und die Preß
gutmenge für jede Schicht bestimmt. Es wird unter dem Behälter 1 stehend 
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Abb. 97. Seiherpressenalliage. 
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mit Preßgut gefüllt und führt es dem Seiher zu, wobei der mit ihm verbundene 
Schieber n den Vorratsbehälter schließt. Die ~'üllung des Seihers beginllt, 
wenn der Kolben der Hilfspresse um die Höhe einer Füllschicht unterhalb 
der oberen Seiheröffnung steht, und schreitet allmählich fort, indem der KolbCll 
von Schicht zu Schicht gesenkt wird. Auf jede der Schichten werden die Filter
zwischenIagen (Preßdeckel und Preßblech) von Hand eingelegt. Um den 
Rauminhalt des Seihers möglichst auszunutzen, folgt dem Eintragen des 
Preßgutes häufig das Verdichten des Eintrages mittels einer über der Hilfs
presse befindlichen Vorpresse 0 und das Nachfüllen neuen Preßgutes. Hierauf 
wird der Seiher unter Vermittlung des Preßwagens der Scheidepresse über
geben. Nach dem Pressen werden die Preßkuchen mittels der Hilfspresse g 
nach oben schrittweise aus dem Seiher ausgestoßen und dieser ,:on neuem 
gefüllt. Das Füllen lind Entleeren ues Seihpl"s erfolgt innerhalb 10 bis 15 
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Minuten, so daß bei einer Preßdauer von 1 bis 11/2 Stunden eine Füllpresse 
bis zu 5 Scheidepressen bedienen kann. 

Das Druckwasser zum Betrieb' der hydraulischen Scheidepressen liefern 
Druckpumpen, die stehend oder liegend angeordnet und für Hand- oder 
mechanischen Antrieb eingerichtet sind. Die Pumpen werden paarweise zu
sammengefaßt. Die beiden Kolben eines Paares haben gleichen Hub, aber 
verschiedene Durchmesser. Sie arbeiten bis zum Eintritt eines bestimmten, 
meist auf 10 bis 12 Atm bemessenen Wasserdruckes gemeinsam; von da 
an bis zum Erreichen des Höchstdruckes arbeitet der kleine Kolben allein. 
Somit schließt sich einer raschen Füllung der Presse bei niederem Druck 
eine allmählich gesteigerte Druckvermehrung an, die in dem beabsichtigten 
Größtwert des Arbeitsdrucke& endet und für den Abfluß des Filtrates günstig 
wirkt. Das nacheinander erfolgende Abstellen der beiden Pumpen geschieht 
nach Klusemann selbsttätig durch Ausschalten der Saugventile. Es wird 
von zwei verschieden großen Meßgewichten vermittelt, welche die Wasser
pressung der Druckleitung überwachen. Auch verhindern mit der Druckleitung 
verbundene Manometer und Sicherheitsventile die überlastung der Presse. 

Dqrch die Vermehrung der gleichzeitig arbeitenden Pumpenpaare kann 
die Speisung der Presse mit Druckwasser beschleunigt werden. Auch wird 
die Füllperiode der Presse durch das Einschalten eines Druckwasserspei
chers (A kkum ulators) abgekürzt, der dem ersten Grenzdruck entsprechend 
belastet ist. Die überleitung des Druckwassers zu den Pressen erfolgt durch 
Schmiedeisenrohrf< mit kleinem, nur wenige Millimeter betragendem Innen
durchmesser und großer Wandstärke. Die abwechselnde Versorsung mehrerer 
Pressen mit Druckwasser regeln Sperrstöcke oder Druckverteiler, die 
in die Leitung eingeschaltet sind. Die von Hand verstellbaren Ventile der
selben regeln sowohl den Zugang des Drnckwassers zur Presse als auch den 
Abfluß des Wassers aus dieser. 

ßß) Die stetig arbeitenden Pressen. 
Das Anwendungsgebiet der stetig arbeitenden Scheidepressen ist be

schränkt. Dem entspricht auch die geringe Zahl der verschiedenen Bauarten 
solcher Pressen. Kennzeichnend für sie ist die Gleichzeitigkeit des Eintragens 
von frischem Preßgut und des Austragens von Filtrat und festen Rückständen. 
Beides wird en:eicht durch eine stetig stattfindende, der Schrumpfung des 
Preqgutes entsprechende Verkleinerung des Preßraumes und gleichzeitiges 
Durchleiten des Preßgutes durch diesen in einem ununterbrochenen Strome. 

'Der ersten dieser Bedingungen wird genügt durch eine keil- oder kegelförmige 
Gestaltung des Preßraumes, der zweiten durch die Verwendung einer stetig 
auf das Preßgut einwirkenden Fördereinrichtung. Bei der Ausgestaltung der 
Preßwerkzeuge als Drehköt:per kann diesen zugleich die Förderarbeit über
tragen werden. Anderenfails besteht die Fördereinricht'ung meist in einem 
hin und her schwingenden oder rotierenden Kolben oder einer umlaufenden 
Förderschraube. Es werden hiernach Walzenpressen und Swpfpressen unter
schieden. 
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Die Walzenpressen. 
Die Preßwerkzeuge der Walzenpressen sind zylindrische oder kegel

förmige Drehkörper (Walzen), die nach Abb.98 dicht aneinander liegen 

usw. 

Abb. 98. Lobprease. 

und so in Drehung versetzt werden, daß sie 
das in den Walzenschluck a eingeführte Pr(>ß
gut zwischen sich ziehen und hierbei so stark 
verdichten, daß die Scheidung des Flüssigen 
vom Festen erfolgt. Pressen der dargestellten 
Art arbeiten mit gerippten Vollwalzen und 
dienen in Gerbereien zum Entwässern der Lohe r 

um diese für Heizzwecke brauchbar zu macheIl. 
Die Walzen sind \lach dem Vorgang von Breval 1 

senkrecht übereinander gelagert und werden 
bei 200 mm Durchmesser und 540 mm Länge 
mit rd. 24 t belastet. Eine ähnlich gebaute 
Lohpresse mit 150 mm dicken, 280 mm langen 
Walzen lieferte, bei rd.· 900 mm Umfangs
geschwindigkeit dieser im Mittel 226 kg 
trockene Lohe in der Stunde und ehtfemte 
dabei 27 bis 38 v. H. Wasser. 

Die Einrichtung einer zum Entnässen von Geweben in Appreturanstalten 
dienenden Walzenpresse zeigt Abb. 99. Das strangförmig zusammen

gelegte Gewebe wird den Holzwalzen a ~ 

mittels des hin und her laufenden Strang
leiters c zugeführt, um die einseitige 
Abnutzung der Walzen zu vermeiden und 
die Gewebelagen in die dem Entwässem 
günstigste Lage zu bringen. Das ablau
fende Wasser nimmt der Trog d auf. 
Die Hebel e I übertragen den Druck des 
Belastungsgewichtes g auf die Walzen. 
Die Durchlaßweite dieser wird mittels 
der im Hebel e gelagerten Schraube h 
der Strangdicke entsprechend eingestellt. 

Pressen mit drei in DreiecksteIlung 
()§t;==::;::=====~==r'g zueinander gelagerten Walzen2 finden 

beim Auspressen des Zuckerrohres 'zum 
Zweck der Saftgewinnung Verwendung. 
Auch für das Entsaften von Rübeu-Abb. 99. Walzen presse für Gewebe. 
reibsein sind Pressen mit Vpllwalzen zur 

Anwendung gekommen. Poizot 3 läßt hierbei zur reinlicheren Scheidung die 
Walzen mit einem als Filter wirkenden Mitläufertuch zusammen arbeiten. 

1 DingI. polyt. Journ. 1878, Bd.229, S. 317. 
2 EngI. Pat. Nr. 913 vom 6. April 1871; Nr. 1606 vom 17. Juni 1871; Nr. 3269 

vom 4. Dezember 1871. 
3 Stammer: Lehrbuch der Zuckerfabrikation, Braunschweig 1874, R. 220. 
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Das Tuch a, Abb. 100, ist unter einer der Preßwalzen von einem Walzenrost b ge
tragen. Es nähert sich der Walze allmählich und führt schließlich die Preßrück
stände zwischen den Walzen hindurch. 

Riicks/(lnd 

filtrat 

Dem gleichen Zweck dienen auch 
die Walzenpressen von Champonnois 
und von Pecqueurl . Die hohlen, sieb
artig durchbrochenen Walzen sind nach 
Abb. 101 A . nebeneinander gelagert 
und werden teilweise von dem sie dicht 
berührenden Gehäuse a umschlossen. 
Diesem wird das Preßgut bei b zu
gepumpt, so daß der Saft die durch
lochten Walzenmäntel durchdringt und 
durch die hohlen Walzenachsen c ab
fließt, während die sich drehenden Wal
zen die Rückstände auspressen und bei d 
nach außen fördern . Der Walzenmantel 
wird durch schraubenförmiges Umwin-

Abb. 100. Walzenpresse mit Filtertuch. 
den des Walzengerüstes mit einem im 
Querschnitt dreieckig oder ähnlich gestalt{!ten Drahte gebildet, wobei 
zwischen den einzelnen Windungen nach Abb. 101 B, C ein 0,1 bis 0,2 mm 
breiter Spalt belassen wird. 

Eine besondere Form der 
Walzenpresse vertritt die von 
Selwig und Schmidt2 ange
gebene Presse zum Entwässern 
von im Diffuseur ausgelaugten 
Rübenschnitzeln. Ihre Preß
werkzeuge bilden zwei ge
lochte, flach kegelförmige 
Metallscheiben von 1200 bis 
1800 mm Durchmesser, die 8 
mit 60 bis 70 mm Umfangs- , ........ , 
geschwindigkeit umlaufen. 
Der zwischen den sich zu
gewendeten Kegelflächen ent-

A 

PrdSg//1 
stehende Preßraum verjüngt Abb. 101. Walzl)npreS8e mit Siebwalzen. 
sich infolge entgegengesetzter 
Neigung der Scheibenachsen keilförmig, so daß ihn die entwässerten Schnitzel 
an der engsten Stelle verlassen und das Schnitzelwasser durch die Sieböff
nungen der Scheiben tritt. 

1 Knapp: Chemische Technologie 1847, H. S. 202. Armeugaud: pubt ind. 1874, 
Bd. 21, S. 299, TfI. 26 und S. 313, Tfl. 45. 

2 DRP. Nr. 6199 vom 25. September 1878. 
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Die Stopfpressen. 
Die Stopfpressen mit schwingendem Kolben haben vornehmlich als 

Schnitzelpressen in Rübenzuckerfabriken Anwendung gefunden. Infolge 
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Abb. 102. Stopfpresse. 

der geringen Größe des 
Preßdruckes eignen sie 
sich nur zu1n Entflüssigen 
leicht trennbaren Preß
gutes. Der Druck gegen 
dieses geht nach Abb.102 
von der starren durch
brochenen Wand emes 
sich verjüngenden Rohres 
a aus, an dessen weite 
Seite ein Zylinder b ange
fügt ist, dem das Preßgut 
durch eine Wand öffnung c 
zugeführt wird. Ein in 
diesem Zylinder durch ein 
Kurbelgetriebe bewegter 
Kolben d gibt bei seinem 
Rückgang die Füllöffnung 

frei und stopft beim Vorwärtslauf das in den Zylinder gefallene Preßgut in 
da;;; Preßrohr a hinein. Hier wird es infolge des Rückdruckes der Rohrwand 

nltral 
Abb. 103. Stopfpresse. 

um so stärker zusammengepreßt, 
je weiter es gegen die enge Mün
dung des Rohres fortschreitet. Die 
ausgepreßte :Flüssigkeit fließt durch 
die Sieböffnungen des Rohres ab. 
Rudolph stellte nach Stammer den 
Druckerzeuger in einem unterhalb 
der Diffuseure liegenden Raum auf, 
was die Zufuhr der Schnitzel zur 
Presse erleichtert, und krümmte 
das kegelförmige Preßrohr nach 

Rücksfand Abb. 102 so nach oben, daß die 
austretenden trockenen Schnitzel 
unmittelbar in die Abfuhrwagen 
gelangen. König l empfiehlt die 
Bildung des Preßraumes aus zwei 
Siebkegeln, die gleichachsig ineinan
der liegen und verschiedene Seiten
neigung besitzen. Das Preßgut 

wird in den zwischen beiden Kegeln verbleibenden Preßraulll zunächst der 
Spitze des inneren Kegels eingeführt und verläßt ihn durch einen verstell-

1 JiiJiMky: 8aftgewinnung~n'rfahr<>n d<>r DiffuRion. Lpipzig 1874-. 



Das Waschen. 91 

baren kreisförmigen Spalt, der zwischen den Grundkreisen der beiden 
Kegel verbleibt. 

Stopfpressen mit rotierenden Kolben, für welche die Abb. 103 in der 
Rohrzuckerpresse von Philippe ein leichtverständliches Beispiel bietet, 
Rind auch für höhere Pressungen geeignet. Nach Douay-Lesens1 und nach 
Fritsche 2 werden derartige Pressen auch zum Auspressen von Ölsamen und 
Ölfrüchten benutzt; sie liefern die Preßrückstände in Form von tafelförmigen 
Kuchen ab. 

Eine zweite Form von Stopfpressen benutzt zum Durchtreiben des 
Preßgutes durch den Preßraum eine im Innern des letzteren liegende Förder
schraube. Bei den Schnitzelpressen 
von Klusemann und von Berggreen 3 

sowie bei Obst pressen bildet den Preß
raum ein aufrechtstehendes Kegelsieb, 
in das am oberen weiten Ende das Preß
gut eingetragen wird.' Eine mit dem 
Sieb gleichach&ig gelagerte, langsam 
umlaufende Flügelschraube, deren 
Flügel bis nahe an die Siebwand heran
treten, preßt das Gut abwärts in den 
allmählich enger werdenden Preßraum 
hinein, bis es ihn am unteren Ende ent
flüssigt verläßt. Bei anderen Bauarten 
ist der Preßraum nach Abb. 104 zylin-
drisch gestaltet und wird von einer 

flrejsgvj 

Ftllr(J1 
Abb. 104. Stopfpl'esse. 

Förderschraube mit 'kegelförmigem Kern durchragt, deren Gewinde bis dicht 
an den Zylinrlermantel herantreten. Dieser wird von einem schrauben
förmig gewundenen Flachdraht, Abb. 101 C, gebildet, der an der Innen
seite 80 verdickt ist, daß ein feiner Spalt zwischen den Drahtwindungen 
verbleibt. - Eine dritte Form von Schraubenstopfpressen hat der Franzose 
A. Blot 4 angegeben. Diese benutzt zum Transport· des Preßgutes drei im 
Innern eines zylindrischen Siebmantels liegende Förderschrauben, deren Ge
windesteigung nach dem Austragende der Presse zu allmählich kleiner wird. 

D. Das Waschen. 
Werkstoffgemenge, deren Gemengteile unmittelbar durch Adhäsion oder 

mittelbar durch ein zwischengelagertes Bindemittel vereinigt sind, werden 
durch die Einwirkung mechanischer Kräfte unter Zuhilfenahme einer Flüssig
keit geschieden. Das sich hierauf gründende Scheideverfahren wird Waschen 

1 Le Genie induMtr. 1863, Ud. 26, 8. 212. 
2 Dingi. polyt. Journ. 1882, Bd. 243, S. 316; lSS:J, Ud. 24S, S: 40S. 
3 Muspratt: Technische Chl'mic, 4. Auft., Bd. X, S. 206 ff. 
f Eng!. Pat. Kr. ::l7 "om 4. ,Talllmr 1875. 
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oder Auswaschen, bei erzigen Haufwerken auch Lä u tern oder Abläu tern 
genannt!. 

Die aus dem Waschgut abzuscheidenden Gemengteile sind in der Regel 
das Gut verunreinigende Stoffe (Fremd- oder Schmutzstoffe). Sie sind ent
weder von Natur aus in dem Waschgut enthalten (lehmiger Kies, fetthaltige 
Wolle, staubhaltige Luft) oder bei der Bearbeitung bzw. Benutzung in das
selbe gelangt (appreturhaltige Gewebe, mit Filterrückstand beladene Filter
körper), oder sie treten bei der Erzeugung des Waschgutes als Nebenerzeug
nisse auf (ammoniakhaltiges Gas). Meist machen diese Fremdstoffe nur einen 
kleinen Anteil des Waschgutes aus. 

Der W aschfl üssig kei t fällt die Aufgabe zu, zwischen die adhärierenden 
Gemengteile oder zwischen sie und das Bindemittel infolge capiIlarer Kraft
wirkungen einzudringen, die Trennung vorzubereiten, die dann durch die 
mechanischen Kräfte vollendet wird, und schließlich die Sonderung der Teile 
herbeizuführen. In der Regel bildet Wasser die Waschflüssigkeit. Seine 
Wirkungsfähigkeit wird nach Erfordern durch Erwärmen oder durch Bei
gabe von Stoffen, welche lösend auf das Bindemittel wirken, erhöht. Insbe
sondere kommen als solche Beigaben bei fetthaitigen Bindemitteln alkalische 
Lösungen in Betracht, sofern das Alkali die Fette verseilt und das bei der 
Zersetzung in Flocken ausfallende saure fettsaure Alkali die getrennten 
Gemengteile einhüllt und sie dadurch vor der Wiedervereinigung schützt. 

Im allgemeinen zerfällt das Waschverfahren in drei Teile: 
1. das Ei nweiche n des Waschgutes in die Waschflüssigkeit zum Zweck, 

das Lösen des Bindemittels und daR Trennen der Gemengteile einzuleiten; 
2. das eigentliche Waschen, also die mechanische Bearbeitung des 

Waschgutes in der Waschflüssigkeit, und 
3. das Spülen, um die FFemdstoffe abzuführen und das Waschgut 

von der Waschflüssigkeit zu befreien. 
Diese drei Einzelarbeiten werden in der genannten Reihenfolge entweder 

getrennt vorgenommen oder folgen sich in stetigem Verlauf. 
In einfachen Fällen sowie bei kleinen Waschgutmengen ist das Waschen 

Handarbeit, in allen anderen Fällen werden zur Ausübung des Waschver
fahrens Waschmaschinen benutzt. Während bei der Handwäsclierei 
die Hji,nde des Wäschers allein oder unterstützt durch einfache Waschgeräte, 
wie Krücken, Stampfen, Schlegel, Reiben u. a., die mechanische Bearbeitung 
des Waschgutes bewirken, verfügt die Maschinenwä'scherei über eine 
große Zahl mechanischer Einrichtungen. Dieselben sind der besonderen 
Beschaffenheit des Waschgutes angepaßt und ermöglichen den stetigen Ver
lauf der Arbeit. Hierbei sind die drei Einzelarbeiten, das Weichen, Waschen 
und Spülen, vielfach in geordneter Folge aneinandergereiht, so daß die Maschine 
das rohe Waschgut empfängt und gereinigt entläßt. Mit dem Waschgut durch-

1 DierKohlcn- und Erzaufbereitung begreift unter Waschen im allgemeinen die 
naSBe Scheidung der Nutzstoffe von den Bergen auf Grund der Verschiedenheit in 
Korngröße und Gleichfälligkeit (auch Waschen des Goldes), im besonderen dip Bcfreiung 
fltückigpr NlltZRtoffp von feinkörnigen odcr Htaubförmigen Beimengungen. 
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wandert auch die Waschflüssigkeit die Maschine in der gleichen oder ent
gegengesetzten Richtung. Die Gegenströmung ist hierbei von der besseren 
Ausnutzung, also einem geringeren Verbrauch der Waschflüssigkeit begleitet 
und daher vorzuziehen. Auch führt sie zu einer vollkommeneren Reinigung 
des Waschgutes, da dieses beim Verlassen der Maschine mit der reinsten 
Waschflüssigkeit in Austausch tritt. 

Nach der Form des die Waschflüssigkeit aufnehmenden Waschgefäßes 
werden drei Klassen' von Waschmaschinen unterschieden: 

die Bottich- oder Trogwaschmaschinen, 
die Ri.nnenwaschmaschinen und 
die Trommelwaschmaschinen. 

Die beiden letzteren lassen den stetigen Verlauf der Wascharbeit zu. 
Die mechanische Bearbeitung des Waschgutes besteht in erster Linie 

in der innigen Mischung des Gutes mit der Waschflüssigkeit. Die hierbei 
eintretende Bewegung der beiden Stoffe hat die stetig erneute Berührung 
des Waschgutes mit der Waschflüssigkeit zur Folge, so daß diese trennend 
und sondernd auf die Gemengteile wirken kann. Die Bewegung des Wasch
gutes selbst unterstützt die Trennung, sofern sich seine ,Teile aneinander 
reiben und dadurch zum Ablösen der Fremdstoffe beitragen; sie unterstützt 
die Sonderung, sofern sie Raum für den Eintritt der Waschflüssigkeit zwischen 
die Teile des Waschgutes schafft bzw. zur Wiederverdrängung der Flüssigkeit 
führt. 

Die Art der Arbeitsmittel ist durch die Form des Waschgutes bestimmt. 
Dieses ist entweder körnig, wie Sand, Kies, Spodium usw., faserig, wie z. B. 
Schafwolle, kleinstückig, wie Kartoffeln, Zuckerrüben usw., oder großstückig, 
wie Gewebe, Filze, Wäschestücke u. a. Von der Beschaffenheit des Wasch
gutes hängt die Bewegbarkeit seiner Teile und damit der für das Waschen 
erforderliche Kraftaufwand ab. 

Der lose Zusammenhang, der zwischen den Teilen körniger, faseriger. 
und kleinstückiger Haufwerke besteht, erleichtert bei diesen die Wasch
arbeit erheblich. Er bietet der Waschflüssigkeit die Möglichkeit, durch Ein
tritt in die zahlreichen Hohlräume und Kanäle, welche die ganze Masse des 
Haufwerkes durchsetzen, trennend und lösend auf die den Haufwerkteilen 
anhaftenden Fremdstoffe zu wirken. Es wird hierdurch,. der mechanischen 
Einwirkung auf das Haufwerk günstig vorgearbeitet, weshalb sich diese in 
der Hauptsache auf ein kräftiges Durchmischen des Waschgutes und der 
WasQhflüssigkeit beschränken kann. Unter Umständen tritt der Transport 
des Haufwerkes innerhalb oder außerhalb der Waschflüssigkeit hinzu, um den 
Wechsel dieser zu bewirken und ihre Einwirkung auf das Waschgut zu fördern. 

Diesem entsprechend besteht die mechanische Einwirkung meist im 
Aufrühren des in einer reichlichen Menge Waschflüssigkeit enthaltenen 
Waschgutes. Hierbei reiben sich dessen Einzelteile aneinander und werden 
in der Flüssigkeit verteilt. Der Abrieb bleibt in dieser schweben und wird 
beim Ablauf der Flüssigkeit mit fortgeschwemmt, während die größeren 
und daher schweren Teile des Waschgutes zu Boden sinken. Das Abschwem-
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men wechselt entweder mit dem Durchrühren oder findet ebenso wie dieses 
während der ganzen Arbeitsdauer statt. Im letzteren Falle steigt die Lei
stungsfähigkeit der Wäsche, denn es kann das Eintragen des rohen und das 
Austragen des gewaschenen Gutes gleichzeitig erfolgen. 

a) Die Waschmaschinen für körniges und faseriges Waschgut. 
1. Die Bottich- und Trogwäschen. 

Im allgemeinen arbeiten Bottich- und Trogwäschen mit Arbeitspausen, 
die durch das Entleeren des Waschgefäßes und das Eintragen neuen Arbeits
gutes ausgefüllt werden. Ihre Dauer wächst mit der Größe der Wäsche; doch 

wird ihre Anzahl durch diese vermin
dert. Die Wahl der Größe bedarf daher 
für jeden Fall einer besonderen Erwä
gung wirtschaftlicher Natur. Die zeit
weise Unterbrechung der Wascharbeit 
wird vermieden, wenn da~ zum Mischen 
des Waschgutes dienende Rührwerk 
konstruktiv so ausgebildet wird, daß 
es nicht nur mischend, sondern auch 
fördernd auf das Gut einwirkt. 

Die in Abb. 105 dargestellte Bot
tichwäsche für Stärkefabriken verbild
licht die einfachste Bauart solcher 

a Wäschen. Sie dient zum Auswaschen 
der Stärkekörner aus dem aus der Kar

IA- toffelreibe erhaltenen Zellenbrei. Der 
etwa 1700 mm weite, 1200 mm hohe 

~~~~~~~;~~~~~~~~ zylindrische Holzbottich besitzt in ver

Abb. 105. StArke·Waschbottich. 
schiedenen Höhen angeordnete Abzugs
öffnungen a, die während des Wasehens 

durch Stopfen geschlossen sind. Eine senkrecht stehende vierkantige Welle b be-
treibt einen Rührflügel c, der mittels eines Hand hebels d während des Umlaufes 
von Zeit zu Zeit gehoben und gesenkt werd cn kann. Das Aufrühren der Bottich
füllung erfolgt von üben nach unten. Ihm folgt das Absetzenlassen der Masse 
und fortschreitend das Abziehen der die Stärkekörner enthalte~den Wasser
schicht durch Entfernen des betreffenden Stopfens. Der stärkefreie Rückstand 
wird schließlich durch eine Öffnung des Bottichbodens abgelassen. 

Die stetige Arbeitsleistung der Bottichwäsche kann durch schrauben
förmige Gestaltung der mit der senkrechten Welle umlaufenden Rührflügel 
erreicht werden, sofern diese dann gleichzeitig den Transport des Waschgutes 
bewirken. Derartige Anordnungen von Bottichwäschen finden u. a. zum 
Waschen der Rüben und Kartoffeln in Zucker- und Stärkefabriken Ver
wendung und sind hier als Robertsche Wäschen 1 bekannt. 

1 Stammer: Lehrbuch der Zuckerfabrikation. Rraunschweig 1874, S. 154. 
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Bei Sandwäschen wird die Aufgabe des gleichzeitigen Mischens und För
derns von Körting durch die Verwendung von Wasserstrahlpumpen gelöst. 
Eine derartige Wäsche besteht nach Abb. 106 aus einer Reihe von Bottichen 
oder Trögen a. Jeder dieser ist am oberen Rande mit einem Überlauf d für 

.J(lf1dtrübe 

li'etllW(1sser 
Ahb. 106. Sandwäsche. 

das Trübwasser versehen. Unterhalb der Abzugsöffnung für das Waschgut 
befindet sich eine Wasserstrahlpumpe b, welche das mit Wasser gemischte 
Gut dem folgenden Trog zuführt und durcheinander rührt. Die sämtlichen 
Pumpen werden von einer Druckwasserleitung c gespeist und somit das 
einen Trog verlassende Waschgut vor dem Übertritt in den folgenden Trog 

rolle fYo//e 
~_-:=:t. ._ 

;~_._~_._ . 

~~~~ 
Schmutzwasser 

Abb. 107-108. Trogwäsche fllr Wolle. 

)Yoscnwasser 

mit reinem Waschwasser gemischt. Die letzte Pumpe fördert den reinge
waschenen Sand zum Stapelplatz. Die Zahl der Waschtröge hängt von der 
Stärke der Sandverunreinigung und der allmählichen Klärung der Sand
trübe ab. 

Als Beispiel einer für das Reinigen von Fasergut bestimmten Trogwasch
maschine diene die in den Abb. 107 und 108 dargestellte Wollwaschmaschin6" 



96 Die Scheidung nach der Stoffart der Gemengteile oder das Sortieren. 

(Leviathan) von McNaught. -Diese Maschine besteht nach Abb. 108 aus drei 
mit Rührwerken versehenen Trögen abc, die das Waschgut von a nach c, 
das Waschwasser von c nach a, also im Gegenstrom durchwandert. a ist der 
Einweich-, b der Wasch-, c der Spülbottich. Als Rührer dienen nach Abb. 107 
Gabeln d, die durch Kurbeln angetrieben werden und eine eigentümliche 
Bogenbewegung ausführen. Sie wenden das Waschgut wiederholt und treiben 
es allmählich dem Trogende zu. Die rohe Wolle wird dem ersten Trog durch 
ein Fördertuch e zugeführt, von einer Tauchwalze f in die Waschflüssigkeit 
gedrückt, nach dem Durchrühren von einem eine Viereckbewegung aus
führenden Rechen g dem' Trog entnommen und vor dem Eintritt in den folgen
den Trog zwischen Quetschwalzen h (Abb. 108) entflüssigt. Als Wasch
flüssigkeit dient eine alkalische Lauge, die das der Wolle anhaftende Fett 
(Wollschweiß) sowie sonstige Verunreinigungen löst und entfernt. Sie wird 
nach dem Gebrauch zum Zweck der Gewinnung des Fettes und unverseiften 
Alkalis eingedampft. 

J1Ioschgl/l 
....----''r---J' 

2. Die Rinnenwäschen. 

d 

~
B ,' . 

.. ' 

'Q!Y 

Die Rinnenwäschen sind durch geneigt angeordnete, teils offene, teils 
bedeckte, rinnenartige Waschgefäße gekennzeichnet, die in der Fallrichtung 
von der Waschflüssigkeit durchflossen werden, teils im Gleichstrom, teils 
im Gegenstrom mit dem Waschgut. In der einfachsten Form werden sie 
durch die als Kies- und Erzwäsche benutzte Wasch- oder Läuterrinne, 
Abb. 109, vertreten. Das ist eine 3 bis 4 m lange Holz- oder Eisenrinne von 
400 bis 600 mm Breite und etwa 300 mm Tiefe, in deren Längenrichtung 
ein dem Durchrnischen des Waschgutes dienendes Rührwerk angeordnet ist. 
Die Rinne besitzt ein Gefälle von etwa 1 : 10. Das Rührwerk besteht aus einer 
mit Rührstäben a besetzten, in Schwingung oder Drehung erhaltenen Welle b. 
Schraubenförmige Anordnung der Stäbe fördert das gleichzeitig mit dem 
Waschwasser am Kopf der Rinne bei c aufgegebene Waschgut dem Fuß d 
der Rinne zu. Hier wird es gereinigt ausgetragen, während das Wasser die 
erdigen Teil~ abschwemmt. Zuweilen ist der Rinnenboden für den Ablauf 
des Wassers siebartig gelocht. Bei 1000 bis 5000 kg Stundenleistung beträgt 
der Wasserverbrauch etwa 0,25 bis 0,5 cbmjMin. 

Ähnliche Waschrinnen mit einem Rührwerk, das durch eine in Drehung 
versetzte Schraubenbürste gebildet wird, werden nach Fesca zum Absondern 
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-der Stärkekörner aus Kartoffelreibsein benutzt. Dem gleichen Zweck dient 
auch die Schüttelrinne von K. Siemens, in deren Siebboden nach Abb. 110 
taschenförmige Behälter a eingesetzt sind, in denen die Vermischung des 
Reibseis mit Wasser stattfindet, das aus dem Rohr b aufgespritzt wird und 
<lann die Stärkekörner durch das Sieb spült, während der Rückstand der 

lYascl1gul 

Abb. 110. Stil.rke-Waschrinne. 

"Schüttelbewegung des Siebes folgt und bei c ausgetragen wird. Nach Wagne1·l 

,,:erden auf einem 3300 mm langen, 300 mm breiten Siebe, das 8 Taschen ent
hält, stündlich 400 bis 500 kg Kartoffelreibsei ausgewaschen. 

Havelka und Mesz 2 verwenden eine feststehende, mit Sieb boden ver
sehene Rinne zum Auswaschen der Knochenkohle (Spodium), die nach der 
Benutzung im Filter zum Zweck der Wiederbelebung mit Salzsäure und Natron
lauge behandelt wurde. 

Spodium Ifasser 

Besonders wirksam, weil auf Gegenströmung beruhend, ist die Spodium
wäsche von Klusemann, Abb. 111, deren Waschrinne durch niedrige Scheide
wände a in Kammern abgeteilt ist, welche den Durchlauf des Waschwassers 
verzögern. Die Zuführung des Waschgutes erfolgt am Fuß der Rinne bei b, 
t>henda findet bei c der Ablauf des Waschwassers statt. über jeder Kanllner 

1 Wagner: Stärkefabrikation. 1876, S. 153. 
~ DRP, Nr. 3479 vom 9. März 1878. 

F i sc her, Scheiden, MiRchen, Zerkleinern. 7 
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ist ein sich langsam drehendes Misch- und Wurfrad d gelagert, welches das 
in der Kammer befindliche Spodium durchrührt und der nächsthöheren 
Kammer zuschaufelt. Der Eintritt des erwärmten frischen Waschwassers 
erfolgt bei e am Kopf der Rinne. Rinnenlänge etwa 3500 mm, Neigung I : 9. 
Wurfraddurchmesser 750 mm. 

3. Die Trommelwäschen. 
Die dritte Art der zum Auswaschen oder Abläutern körnigen Waschgutes 

dienenden Einrichtungen ist die Wasch- oder Läutertrommel. Sie findet 
bei der Aufbereitung der Erze, Kiese und Sande ebenso Anwendung wie bei 
der Stärkegewinnung und dem Waschen von Früchten, Wurzeln usw. Die 
Waschtrommel wird aus Holz oder Eisenblech hergestellt, ist zylindrisch 
oder kegelförmig gestaltet und erhält bei 350 bis 1000 mm Durchmesser 
1200 bis 4500 mm Länge. Die sekundliche Umfangsgeschwindigkeit schwankt 

.\101> . 112. TroIBIBl'IwAscbc. 

zwischen 400 bis 600 mm. Die Trommelwand ist entweder geschlossen oder, 
z. B. bei Stärke- und Rübenwäschen, siebartig durchbrochen. Das Wasch
wasser fließt mit dem Waschgut im Gleich- oder Gegenstrom. 

Zylindrische Trommeln werden häufig, wie Abb. 112 an einer Kies
wäsche zeigt, schwach geneigt gelagert. Das Waschgut wird am tiefen Ende 
bei a eingetragen und dem höheren Ende zugeschoben. Den Transport ver
mitteln an der inneren Trommelwand befestigte, aus Blech hergestellte Schrau
bengänge b von 200 bis 500 mm Steigung, die zugleich die mischende Wirkung 
der sich drehenden Trommel unterstützen. 

Zuweilen wird neben der Förderschraube noch ein besonderes Rühr
werk in der Trommel angeordnet, z. B. bei der Läutertrommel von Orick
booml. Kegeltromrnein mit 1/24 bis 1/12 Mantelneigung rotieren um eine wage
rechte Achse. Der Wasserinhalt wird durch eine die weite Austrittsseite 
der Trommel teilweise verschließende Ringscheibe angestaut und das ge
waschene Gut mittels eines Hebrades aus der Trommel entfernt. Wasser und 
Gut fließen in gleicher Richtung. Für derartige Waschtrommeln von etwa 
3 m Länge, 1,5 m mittlerem Durchmesser und 700 mmjSek. mittlerer Um-

1 DT~P. Xr. 10 188 vom 10 .. Januar 1880. 
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fangsge~chwindigkeit gibt Rittinger die Leistung, je nach der Verschmantung 
des Waschgutes, zu 3,3 bis 9,9 cbmjSt., den Wasserverbrauch zu 4 bis 8cbmJSt. 
und den Arbeitsverbrauch zu 0,5 bis 0,75 PS an. 

Durchbrochene Waschtrommeln sind, wie Abb. 113 an einer Rüben
oder Kartoffelwäsche zeigt, oberhalb eines das Waschwasser enthaltenden 
Troges a gelagert und tauchen so tief in das Wasser ein, daß dieses das im 
Innern der Trommel befindliche Waschgut bespült. Die Trommel wird als 
Sieb- oder Geripptrommel ausgeführt und bei zylindrischer Form etwas ge
neigt gelagert. Die erdigen Teile fallen durch die Siebwand in den Wasch-
trog, die gewasche- I )1't7J'cIJgU! 
nen Rüben fallen 
dem mit der Trom
mel umlaufenden 
Steinfänger b zu, 
der sie auswirft. 
Die Betriebsarbeit 
einer solchen Wä
sche mit 900 mm 
weiter, 2200 mm 
langer Trommel 
wird bei] ,1 mjSek 
Umfangsgeschwin
digkeit zu rd. 
3 PS angegeben. 

- - - -=---J::-=~~ 

Abb. lIS. Trommelwäsche. 

b) Die Waschmaschinen für großstückiges Waschgut. 
Zu dem großstückigen Waschgut sind insbesondere die flächenförmig 

ausgedehnten Erzeugnisse der Textiltechnik, die Filze, Gewebe und Gewirke, 
zu rechnen. Zwar unterliegen auch andere Einzelkörper von größeren Ab· 
messungen, wie Fässer, Flaschen usw., zum Zweck der Reinigung häufig 
einem Waschverfahren ; doch sind dies Sonderfälle, für die der Hinweis ge
nügt, daß die Ausführung der W1.scharbeit meist mit Hilfe von Hand- oder 
Maschinenbürsten unter reichlicher Wasserzuführung erfolgt. Nicht selten 
erfahren hierbei die Waschstücke auf mechanischem Wege eine Lagen
änderung, die sich für den allseitigen Angriff der Bürsten vorteilhaft 
erweist. 

Die Waschbehandlung der textilen Erzeugnisse ist von allgemeiner 
Wichtigkeit, weil sie sowohl eine notwendige Vollendungsarbeit ist, als auch 
dazu dient, die Gebrauchsfähigkeit der Erzeugnisse auf die Dauer zu erhalten 
Dabei erfordert die unstarre, zum Teil weiche und nachgiebige, gradweise 
abgestufte Beschaffenheit des Waschgutes eine gewisse schonende Behand
lung bei der mechanischen Bearbeitung, die allein durch verschieden geartete 
mechanische Mittel erreicht werden kann. Hieraus leiten sich yerschiedene 
Bauarten von Waschmaschinen her, die in ihrer grundsätzlichen Einrichtung 
lind Wirkung weRentlich voneinander abweichen. 

j* 
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Den vielseitigsten Wechsel bieten in dieser Beziehung 

1. Die Gewebewaschmaschinen. 
Dem Waschverfahren werden die Gewebe in drei }'ormzuständen unter

worfen: offen breitliegend, in der Längenrichtung zu einem Strang gefaltet oder 
durch Längen- und Breitenfaltung zu einem Paket gehäuft. Hiernach wereten 

Brei twasch maschi ne n, 
Strangwasch maschi ne lL 

Paketwaschmaschi ne n 

unterschieden. Ihre Wahl ist durch die Beschaffenheit, insbesondere die Festig
keit des Gewebes bestimmt. Die größte Schonung gewähren die Breitwasch
maschinen, da bei ihnen die gegenseitige Lage der Gewebefäden am besten 
erhalten bleibt und Stauchungen und Knickungen vermieden werden. 

Als Waschmittel finden kaltes und heißes Wasser sowie alkalische Flüssig
keiten und Seifenlösungen Benutzung, die lösend auf die den Geweben vom 
Spinnen und Weben her anhaftenden Stoffe, wie Leim, Stärke, Fett, .ÖI usw., 
wirken und die Entfernung von Staub und anderen in das Gewebe gelangten 
Fremdkörpern zu fördern vermögen. 

Nach den zur Anwendung kommenden Arbeitsmitteln können die folgen-
den Arten von Gewebewaschmaschinen unterschieden werden: 

Hammerwaschmaschi nen, 
Trö m melwaschmaschi ne n. 
Walze nwaschmaschi nen, 
Trogwaschmaschi ne n. 

1X) Die Hammerwäseben. 
Schon der Name läßt erkennen, daß die Waschwerkzeuge der Hammer

wäschen mehr oder weniger stoßweise wirken. Es darf hieraus eine nicht 
unerheb iche Beanspruchung des Waschgutes bei der Wascharbeit gefolgert 
werden. Daher sind es im allgemeinen nur gröbere Gewebe von ausreichender 
Festigkeit, die auf. Hammerwäschen gereinigt werden. Hierbei wird die Stoß
oder Schlagkraft des Waschhammers noch dadurch gemildert, daß ihr das 
Gewebe in Form eines Haufens oder Paketes und in der Waschflüssigkeit 
schwimmend unterworfen wird. In dem Paket ist das Gewebe in unregel
mäßigen Lagen geschichtet und bildet eine der Stoßkraft nachgebende und 
dabei mehr oder weniger elastische Masse, bei deren Verdichtung sich die 
Gewebefäden aneinander reiben und die das Gewebe erfüllende Waschflüssig
keit ausgepreßt wird. Hierdurch wird das Ablösen der Verunreinigungen 
und deren Abschwemmen gefördert. Diesem entsprechend wird das Gewebe 
in den Hammerwäschen in einen die Waschflüssigkeit enthaltenden Wasch
trog eingelagert und in diesem der Hammerwirkung unterworfen. Aus der 
verschiedenen Gestaltung dieses Troges im Verein mit verschiedenen Formen 
und Betriebsweisen der Waschhämmer ergeben sich die mannigfachen Bau
arten der Hammerwäschen. Als Beispiel einer solchen ist nachRt,ehpml die 
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in Abb. 114 wiedergegebene Kurbelwaschmaschine von O. Schimmel an
geführt, die eine große Verbreitung in Wäschereibetrieben gefunden hat. 
l)er seitlich durch ebene Wände begrenzte Trog der Maschine, die Wasch
ku fe, besitzt einen zylindrisch ausgehöhlten Boden, dessen Enden sich stärker 
aufwärts krümmen, so daß sie nach innen überhängen. Er ist aus Holz her
gestellt, innen mit poliertem Kupferblech ausgekleidet und außen von einem 
eisernen Gerüst umschlossen, dessen Seitenwänqe die Lagerstützen für die 
Waschhämmer tragen. Die geometrische Achse der zylindrischen Höhlung 
faUt mit der Drehachse ader 2 bis 6 doppelseitigen Waschhämmer b zusam
men, die von der Kurbelwelle c ihren Antrieb erhalten und dicht über den 
Bottichboden hingleiten. Die zu reinigenden Gewebe werden zu Paketen 
zusammengefaltet zu beiden Seiten 
der Schwinghämmer in .die mit 
Waschflüssigkeit gefüllte Kufe ein
gelegt und wechselwei~e von den 
treppenförmig abgesetzten und mit 
polierten Messingplatten belegten 
Hammerköpfen zusammengepreßt. 
Die Trogform fördert hierbei das 
stete Wenden der Gewebehaufen, 
wodurch das Auspressen und Wieder
aufsaugen der Waschflüssigkeit und 
damit die Reinigung der Gewebe 
gefördert wird. Das Erwärmen der 
Waschflüssigkeit geschieht durch 
Dampf. Die Rohre e führen 
kalte~ und warmes Wasser zu. 
Während des Waschens wird die 
Kufe durch die kupfernen Klapp
deckel I geschlossen, um das Aus
werfen der Flüssigkeit zu verhindern. 

Eine zweite erwähnenswerte 
Abb. 114. HammerwAsche. 

~~orm von Hammerwäschen sind die Stampferwäschen. Bei ihnen sind 
innerhalb. eines zylindrischen Waschbottichs 4 bis 6 in der Richtung eines 
Durchmessers in einer Reihe angeordnete senkrecht geführte Stempel oder 
Stampfen vorhanden, die wechselweise durch die Hebdaumen eine.r umlaufen
den Welle so angehoben werden, daß die Zahl der Hübe für eine Umdrehung 
der DaumenweUe für die dem Umfang des Bottichs näheren Stempel zu
nimmt. Beim Fall stauchen die Stempel das in der Waschflüssigkeit des 
Bottichs schwimmende Gewebe zusammen, das durch schrittweise Drehlmg 
(lcs Bottichs um seine Achse stetig gewechselt wird. 

ß) Die Trommelwäschen. 
Auch die Trommelwäschen gehören zur Klasse der Paketwaschmaschinen. 

Ihr wesentliches Merkmal ist die umlaufende zylindrische Wasch tro m mel, 
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welche die Waschflüssigkeit aufnimmt und der das zu reinigende Gewebe 
in loser Häufung übergeben wird. Die älteren Bauarten wurden infolge der 
Größe der Waschtrommel auch Waschräder genannt. Die Trommel dieser 
war von Holz und hatte bei geringer Länge bis zu 2 m Durchmesse!'. Am 
inneren Umfang befestigte Holzschaufeln hoben bei der Trommeldrehung 
die lose gehäuften Waschstücke und ließen sie in die Waschflüssigkeit zurück
fallen. Bei den neuzeitlichen Trommelwaschmaschinen wird die Trommel 
aus Kupferblech hergestellt und im Innern verzinnt. Häufig wird durch 
Längswellung des Trommelmantels die mechanische Bearbeitung des Wasch
gutes gefördert. Im aÜgemeinen ist diese bei den Trommelwäschen mild, 
so daß diese auch für das Waschen leicht verletzbarer Gewebe geeignet sind. 
Die Trommel der neueren Maschinen erhält im Mittel 400 bis 600 mm Durch
messer bei 1000 bis 1250 mm Länge und nimmt etwa 50 kg trockenes' Gewebe 
auf. Ihr/" Drehachse fällt entweder mit der Zylinderachse zusammen oder ist 

b Wasser 

cl a 
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Abb llo. Trommelwä~che. 

gegen diese um etwa 20° geneigt. Infolge de8 Wechsels der Schieflage der 
Trommel, der im letzteren Fall bei der Trommeldrehung eintritt, wird das 
Gewebe in der Trommel hin und her geworfen und dadurch ' eine Steigerung 
der Wascharbeit erzielt. Um das Verschlingen und einseitige Zusammenrollen 
während der Trommeldrehung zu verhindern, wechselt die Drehrichtllng in 
kurzen Zeitabschnitten. Das Ein- und Austragen der Gewebe geschieht 
nach dem Aufklappen eines Teiles der Trommelwand, die Zu- und Abführung 
der Waschflüssigkeit oder des zur Trommelheizung be8timmten Dampfes 
wird häufig durch die Drehachse der Trommel bewirkt. 

Die in Abb. 115 dargestellte Waschmaschine besitzt eine am Umfang 
siebartig durchbrochene Trommel a, die in ein feststehendes Gehäuse b ein
gelagert ist. Die Trommel taucht in die das Gehäuse teilweise erfüllendc 
Waschflüssigkeit, so daß diese in das Innere der Trommel tritt. J<~s entsteht 
hierdurch bei der Trommeldrehung ein Kreislauf der Flüssigkeit, wobei diesc 
die vom Gewebe abgelösten Fremdstoffe durch dieSieblöcher in das Gehäuse 
spült. Der Drehungswechsel der Trommel e~folgt selbsttätig mittels eines 
offenen und eines gekreuzten Riemcns cd, ,die durch das Getriehe e und 
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das Umschlaggewicht I abwechselnd auf die Festscheibe g verschoben werden. 
In das Gehäuse beingeführte Siebrohre h dienen der Zuführung kalter und 
heißer Waschflüssigkeit. k ist der Schmutzablaß. 

y) Die Walzenwäschen. 
Die Arbeit der Walzenwaschmaschinen besteht im abwechselnd erfolgen

den Einweichen und Durchtränken des zu reinigenden Gewebes mit Wasch
flüssigkeit und Auspressen dieser zwischen umlaufenden Walzenpaaren. Bei 
dem letzten Teil der Arbeit werden mit der Waschflüssigkeit zugleich die 
von dieser gelösten oder abgelösten Fremdstoffe aus dem Gewebe entfernt. 
Die vollständige Reinigung des Gewebes bedingt, daß diese Arbeiten mehr
fach wiederholt werden. Hierbei durchläuft das Gewebe entweder die gleichen 
Walzen, oder es wird durch mehrere hintereinander angeordnete Walzenpaare 
und zwischen diesen befindliche Weichbottiche geführt. Die letztere An
ordnung ist die vollkommenere, da sie den Gegenlauf von Waschgut und 
Waschflüssigkeit unter bester Ausnutzung dieser ermöglicht. Die Walzen
wäschen sind Strang- oder Breitwäschen, je nachdem das Gewebe die Walzen 
zusammengefaltet oder ausgebreitet durchläuft. 

(X(X) Die Strangwäschen. 
Die Erfindung der Strangwaschmaschinen fällt in die 20er Jahre des 

vorigen Jahrhunderts. 1821 gab Baylis eine Maschine an, in welcher der 
zu waschende Gewebestrang durch Zusammennähen der Enden zu einem 
endlosen Ring geformt ist, den die 
Preßwalzen so lange in Umlauf er
halten, bis die Reinigung des Gewebes 
vollzogen ist. 1828 folgte dieser die 
Waschmaschine von Bentleyl mit 
Spirallauf des Gewebestranges, durch 
den ein stetiger Betrieb der Strang
wäschen ermöglicht wurde. 

Die erste der beiden Maschinen 
wurde erstmalig von Beuth2 im Jahre 
1828 in Deutschland bekanntgegeben 
und trägt infolgedessen häufig dessen 
Namen. Beide Maschinenarten bilden 
die Grundlagen tür alle neueren Bau
arten von Strangwaschmaschinen. 
Die grundsätzliche Einrichtung dieser 
lassen die Abb.116 und 117 ersehen. 

Abb. 116. Strangwäsche. 

Nach Abb. 116 sind oberhalb deli Waschtroges a die beiden Preßwalzen b 
und c gelagert, zwischen denen der in den Trog hinabhängende ringförmige 
Gewebestrang hindurchgeführt ist. Die Drehung der Walzen setzt den über 

1 EngL Pat. Nr. 5620 vom 20. August 1828. 
2 Verhandl. d. Ver. z. Beförd. d. Gewerbefleißes in Preußen 1828, S. 132. 
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die Leitwalzen d und e geführten Strang in steten Kreislauf, wobei er sich 
im Trog mit Waschflüssigkeit vollsaugt. Die von den Walzen ausgepreßte 
:Flüssigkeit,. die mit den dem Gewebe entstammenden Fremdstoffen beladen 
ist, wird in dem Zwischentrog f aufgefangen. Hierdurch bleibt die Flüssig"
keit im Waschtrog möglichst rein. Niederschläge in ihr· treten durch den 
Siebboden g und werden beim Entleeren des Troges durch den Ablauf h mit 
weggespült. Der Ersatz der Waschflüssigkeit erfolgt durch das Rohr i. Die
Preßwalzen haben etwa 600 mm Durchmesser. Bei 1 m Walzenlänge kömlen 
gleichzeitig zwei Gewebestücke gewaschen werden. Gewebegeschwindigkeit 
etwa I mjSek. Waschdauer I Stunde. Betriebsarbeit 0,5 PS. 

Die Abb. 117 zeigt die grundsätzliche Einrichtung der Strangwasch
maschine mit Spirallauf des Gewebestranges. Sie gleicht der vorher beschrie

Abb. 117. Strangwasche. 

benen insofern, als auch hier das Gewebe. 
zwischen zwei Preßwalzen bund c hin
durchgeführt ist, die oberhalb des Wasch
troges a gela~ert sind. Ein Zwischen
trog f nimmt auch hier die ausgepreßte 
Schmutzflüssigkeit auf. Dagegen sind die 
Walzen erheblich länger, so daß gleich
zeitig bis 15 und mehr Stranglagell 
nebeneinander Raum finden. :pas Ge
webe wird bei dem Durchlauf durch 
einen Porzellanring d zum Strang zu
sammengezogen. Dieser tritt bei e zwi
schen die Walzen und läuft über die 
Leitwalze g in den Trog ab, wo er sich 
voll Waschflüssigkeit saugt, um dann 
durch das Gitter hhindurch zu den Walzen 

zurückzukehren und ausgepreßt zu werden. Der gleiche Lauf des Stranges. 
wiederholt sich 2-, 3-, n-mal, indem sich die einzelnen Stranglagen neben
einander ordnen, bis schließlich die Ableitung des fertig gewaschenen Ge
webes zwischen den Walzen bund i hindurch erfolgt. Nach Muspratt beträgt 
die Leistung einer derartigen Maschine mit 470 mm bzw. 630 mm dicken 
und 2,6 m langen Preßwa'zen, die gleichzeitig in je 10 Windungen von 2 Ge
webestücken mit 3,3 mjSek. Geschwindigkeit durchlaufen werden, 800 Stück 
in I Stunde bei einem Wasserverbrauch von 1 cbmjMin. oder 75 I/Stück. 

ßß) Die Breitwäschen. 
Das für die Erfindung der Strangwäschen mit Spirallauf des Gewebes 

mltßgebende Patent von Bentleyl enthält auch den Ursprung der Breitwasch
maschinen. Diese haben mit den erwähnten Strangwäschen das gemein. 
daß der durch den Waschtrog geführte Gewebezug während seines Laufes 
mehrmals entflüssigt und dadurch aufnahmefähig für neue, reinere Wasch
flüssigkeit gemacht wird. Während aber bei den StrangwäRchen daR gleiche 

1 Eng\. Pat. Kr. 5620 vorn 20. August 1828. 
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Walzenpaar den durchlaufenden Strang wiederholt auspreßt, dienen diesem 
Zweck bei der Breitwäsche mehrere hintereinander gelagerte Walzenpaare, 
die das Gewebe im ungefalteten Zustand durchläuft. Diese Walzenpaare 
a1 a2, Abb. 118, sind oberhalb des Waschtroges angeordnet. Unter ihnen 
stehende Scheidewände b teilen den Trog in Abteilungen, die mit der Wasch
flüssigkeit gefüllt sind. Diese Scheidewände haben verschiedene Höhe, so 
daß die bei c eintretende Waschflüssigkeit von einem Abteil in den anderen 
überfließt und den Trog bei d verläßt. Diesem Lauf entgegen wird das Gewebe 
geführt und hierbei mehrmals durch ji:)den Abteil des Troges gezogen. Hier
für dienen zwei Reihen Leitwalzen e j, über welche das Gewebe im Zick
zacklauf geleitet ist. Es tritt bei e1 in den Trogabteil 1 ein, ·verläßt diesen 
bei dem ersten Preßwalzenpaar a l , tritt hinter diesem entflüssigt in den Trog
abteil 11 und wird vor dem übertritt in den Abteil 111 yon den Preßwalzen a2 
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Abb. 118. Breitwäsche. 

li'ein ~ r wasser 

erneut entwässert, bis am Schluß des Troges das Walzenpaar ~ ihm die 
Flüssigkeit endgültig entzieht. Hierauf wird das Gewebe von dem Ableger 
oder Facher g zu einem Stoß h zusammengelegt oder auf eine Walze aufge
wickelt. Zuweilen wird das Gewebe auch nach dem Durchlaufen des letzten 
Walzenpaares durch Leitwalzen oberhalb der Maschine der Eintrittsstelle 
wieder zugeführt, um hier abgelegt (gefacht) zu werden. Die Geschwindig
keit des Gewebes. beträgt etwa 1,5 m/Sekl). 

Auch die Baylissche Walzenwäsche wird als Breitwäsche benutzt; doch 
entfällt hier ebenso wie bei der ihr nachgebildeten Maschine von Reiser2, 

die gleichzeitig mehrere Gewebe breitliegend behandelt, die Gegenstrom
wirkung. Nach einem anderen Verfahren 3 wird das zn reinigende Gewebe 
breitliegend über umlaufende Geripptrommein geführt und hierbei die Wasch
flüssigkeit unter Druck angespritzt. 

1 Eine Abart dieser Maschine siehe DRP. Nr. 9254.'> vom 18. Juni 1896. 
2 DRP. Nr. 44647 vom 1. März 1888. 
a URP. Nr. :16417 vom 14 .. Januar 1886. 
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2. Die Spülmaschinen. 
Zur Beseitigung des letzten Restes der Waschflüssigkeit werden die 

gewaschenen Gewebe in einem Spülwasser schwimmend wiederholt in diesem 
untergetaucht. Auch wird das Spülverfahren zum Waschen von Geweben 
und Gespinsten benutzt, denen die Fremdstoffe nur leicht anhaften, so daß 
sie keiner stärkeren mechanischen Bearbeitung bedürfen. Eine für diese 

A 

fj 

Zwecke häufig benutzte Spülmaschine 
besteht nach Abb. 119 aus einem lang
gestreckten Trog, den eine Scheide
wand a so teilt, daß das ihn füllende 
Spülwasser in Umlauf versetzt werden 
kann. In die eine Troghälfte ist ein 

~~~~~~~~~~~~~rn~~ Spülrad b eingesetzt, das bei der 
Drehung die zu spülenden Gewebe
stücke wiederholt untertaucht. 

Auf der gleichen Grundlage fußt 
die in Zuckerfabriken zum Reinigen 
der Filtertücher benutzte Wasch- und 
Spülmaschine von Schreiber. Bei 

Abb. 119. Spülmaschine. dieser schwimmen die zu reinigeitden 

Tücher in der Wasserfüllung eines zylindrischen Waschbottichs, der in lang
same Drehung versetzt wird, während. zwei Hebelhämmer die Tücher wieder
holt untertauchen. 

Als drittes Beispiel kann auf die in Färbereien üblichen Garnwasch
maschinen verwiesen werden, bei denen die zu spülenden Garnsträhne beim 
Tauchen in das Waschwasser mittels Haspel in Umlauf versetzt werden 1. 

c) Die Gaswäschen. 
Gasförmige Stoffe, wie atmosphärische Luft, Leuchtgas, Generatorgas, 

Koksofengas, Rauch usw., sind entweder durch feste Staubteile oder durch 
Flüssigkeiten, die sich in Nebel- oder Dampfform befinden, verunreinigt. 
Die für deren Reinigung in Gebrauch stehenden Wascheinrichtungen, sog. 
Luft- oder Gaswäschen, beruhen auf der möglichst großen Ausbreitung bzw. 
Verteilung der benutzten Waschflüssigkeit, um deren innige Berührung bzw. 
Mischung mit dem Waschgut zu erzielen. Zuweilen genügt es, die Wasch
flüssigkeit in einen dichten feinen Sprühregen aufzulösen und das Waschgut 
in langsamer Strömung durchzuleiten oder das zu waschende Gas in kleinen 
Blasen durch die Waschflüssigkeit zu pressen. Einrichtungen dieser Art 
finden u. a. zur Entstaubung der für Ventilationszwecke bestimmten Luft 
Anwendung 2. In der Regel zieht man jedoch vor, in das Innere des vom Wasch
gut durchströmten Wäschers Festkörper mit großer Oberfläche einzulagern 

1 MeißMT: Die MUI>chinen zur Appretur. Berlin 1873, R. 59. Hummel·Knecht: 
Die Färberei und Bleieherei der Gespinstfasern. 2. Auf!. llerlin 1891. 

2 r.Rit~~·hr. d. Ver. dl'utseh. lng. 1883, S. 607. 
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und sie mit der Waschflüssigkeit zu benetzen, die man dem Gasstrom entgegen 
durch den Wäscher rieseln läßt. Derartige Wäscher sind daher Gegenstrom
'apparate, bei denen stets die reinste Waschflüssigkeit mit dem gereinigten, 
die abfließende, mit Fremdstoffen beladene, mit dem rohen Waschgut in 
Austausch tritt. In ihnen hat die vielseitige Berührung und Mischung von 
Waschgut und Waschflüssigkeit die Ausscheidung der Dampf teilchen durch 
Kondensation, der Staubteilchen durch Adhäsion an der Flüssigkeitsschicht 
zur Folge. Hierbei werden die ausgeschie
denen Fremdstoffe durch die strömende Wasser ---..... Flüssigkeit abgeschwemmt. 

Die Waschkörper werden in den Wäschen 
entweder festliegend eingeschichtet und 
dauernd von der Waschflüssigkeit und dem 
Waschgut durchströmt, oder sie werden be-
weglich angeordnet und abwechselnd der 
Waschflüssigkeit und dem Waschgut dar-
geboten. Um im erstgenannten Falle der 
gegenseitigen Einwirkung beider die für die 
Abscheidung der Fremdstoffe nötige Zeit zu 
sichern, wird das prismatische oder zylin-
drische Waschgefäß 'turmartig gestaltet und 
mit den Waschkörpern angefüllt. Als Wasch-
körper dienen schichtenweise übereinander 
geordnete Siebe oder auf Sieben oder Rosten 
(Horden) aufgestapelte Haufwerke von Koks, 61 
Steinbrocken, Scherben, grobem Kies u. dgl., 'OS' 

oder sie werden durch Reisiglagen bzw. Holz
oder Blechhorden gebildet. Von guter Wir
kung hat sich auch die von Ra8chig ange
gebene Füllung der Waschtürme mit 25 mm 
weiten und ebenso hohen dünnwandigen 
Ringen von Schwarzblech, Gußeisen, Stein
gut usw. erwiesen, die nach des Erfinders 

Abb. 120. Waschturm. 

Angabe gestatten, in 1 cbm Raum etwa 220 qm Oberfläche einzulegen 
und dabei nur 8 v. H. des Raumes erfüllen. 

In jedem Fall ist die Form der Einlagen dadurch bedingt, daß sie dem 
Waschgut eine möglichst große Oberfläche bieten und es zwingen, durch 
wiederholte Richtungswechsel mit diesem in Berührung zu treten, ohne hier
durch den Bewegungswiderstand des Gutes bzw. der Waschflüssigkeit un
gewöhnlich zu erhöhen. 

Der in Abb. 120 dargestellte Waschturm enthält Siebböden von durch
schnittlich 18 mm Lochweite in etwa 60 mm gegenseitigem Abstand. Das 
Waschgut tritt am Fuß des Turmes bei a ein und durchströmt die Einlagen 
infolge eigenen oder künstlich erzeugten Auftriebes, während die Waschflüssig
keit, bei b in den Tllfm eintretend, ihm entgegenrieselt. Das gereinigte Wasch-
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gut wird am Kopf des Turmes bei c abgeleitet. Die Waschflüssigkeit wird 
beim Eintritt in den Turm in einen Sprühregen aufgelöst, der den Querschnitt 
des Turmes erfüllt und sich gleichmäßig über die Waschkörpereinlage ver-· 
teilt. In der Abbildung besteht die Verteileinrichtung in einer Brause b. 

Bewegliche Waschkörper von Scheibenform werden nach Colladon1 

zu mehreren auf einer wagerechten Welle angeordnet, die das Gehäuse des 
Wäschers durchr~gt. Sie tauchen in die den unteren Teil des Gehäuses füllende 
Waschflüssigkeit ein und heben sie bei der Drehung empor, so daß die benetztell 
Scheibenflächen dem Gasstrom dargeboten werden, der den oberen Teil des 
Gehäuses durchfließt. Gegenströmung fördert auch hier den Erfolg der Wasch
arbeit. 

Die verschiedene Ausführung der Waschscheiben bildet den wesentlichen 
Unterschied dei Bauarten dieser Wäschen. Colladon benutzte geschlitzte 
Blechscheiben ; bei einem neueren , zur Reinigung der Hochofengase von Wasser-

A 8 

b 

J1Iasser Schlamm/linge 

A1>1>. 121. Wäscher für Gichtgaae. 

dampf und Ji'lugstaub dienenden Wäscher von E. Biau2 , den die Abb. 121 
veranschaulicht, sind die 3 m großen kreisförmigen Scheiben aus einem 
Drahtgeflecht von 10 mm Maschenweite gebildet und zu 30 bis 50 Stück 
auf einer mit 10 Drehungen in der Minute umlaufenden Welle angeordnet. 
Das Waschwasser tritt mit 10 bis 15 0 Temperatur bei a in das Gehäuse des 
Wäschers ein und fließt mit 50 bis 60° bei b ab. Der ihm entgegenkommende 
Gasstrom hat bei c 120 bis 150° Eintrittstemperatur und ist bei d, wo er den 
Wäscher verläßt, auf 30 bis 40° abgekühlt. Die dem Gas beigemischten 
Staubteile haften an den benetzten Siebflächen und werden von der Wasch
flüssigkeit abgespült. Sie sammeln sich in den Schlammablässen e I und werden 
aus diesen von Zeit zu Zeit abgelassen. Das Wäschergehäuse ist 3 bis 5 m 
lang. Ein hinter ihm in die Gasleitung eingeschalteter Ventilatpr dient dem 
Ansaugen des Gases und der weiteren Staubabscheidung. Hochofengas mit 
einem Staubgehalt von 10 b;s 12 gjcbm verläßt den auf den Ventilator folgell-

1 Zeitschr. d. Ver. deutlich. Ing. 1858, S. 168. Armengaud: Genie ind. \858, So :H. 
" 7,eitHehr. cl. VpT. deutAch. Jng. ]905, ~. 16H3. 



Das Auslaugen. 109 

den Trockner mit einem Gehalt von 0,5 bzw. 0,02 g/cbm Staub, je nachdem 
es als Heiz- oder Kraftgas verwendet werden soll. Der Wasserverbrauch der 
Anlage beträgt etwa 1,5 bis 3 I für 1 cbm Gas. 

Eine dritte Ausführrtngsform der Waschscheiben zeigt der in der Abb. 122 
dargestellte "Standartwäscher", der in Leuchtgasfabriken zum Abschei
den des Ammoniaks aus dem Gase dient. Die aus zwei Scheiben bestehenden 
Waschkörper a tragen zahlreiche versetzt angeordnete Holzstäbe oder Pia
savabürsten, zwischen denen das Gas in radialer Strömung hindurchstreichen 
muß. Die einzelnen Waschkörper sind in dem Wäschergehäuse durch Scheide
wände b getrennt, was den bei c eintretenden Gasstrom zwingt, unter wieder
holter Richtungsänderung durch den Wäscher zu streichen. Bei der Drehung der 
Waschkörper um die gemeinsame Achse d tauchen sie in das den unteren Gehäuse
teil durchfließende Waschwasser. Die Reinigung des Gases und die Konzentra
tion des gebildeten und bei e aus dem Gehäuse austretenden Ammoniakwassern 
hängt von der Zahl der Waschkammern ab, die gewöhnlich 5 bis 7 beträgt. 

8 
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Abh. 122. WlIscher für Leuchtgas. 

E. Das Auslaugen. 
Werkstoffe, die aus Teilen verschiedener Löslichkeit bestehen, werden 

mit Hilfe von Flüssigkeiten geschieden, in denen nur Teile ei ne r Art in Lösung 
gehen. Das hierauf sich .gründende Arbeitsverfahren wird Au sla uge n, 
bei Werkstoffen organischen Ursprungs auch Ausziehen oder E xtra
hieren genannt. Zweck des Auslaugens ist meist die Gewinnung des in der 
Laugflüssigkeit lösbaren Teiles des Lauggutes, se1tener die des unlösbaren 
Rückstandes oder beider Teile. Mit lösbaren Teilen beladene Laugflüssigkeit 
heißt Lösung, Auszug oder Lauge. Die vollständige Erschöpfung des 
auszulaugenden Werkstoffes .oder La ugg u tes einerseits und die Gewinnung 
der Lösung in möglichst gesättigtem Zustand andererseits bildet das wich
tigste Erfordernis einer guten Laugerei .. 

Die Trennung der Lauge von dem Rückstand erfolgt, je nach dem 
MischlIngsverhältnis beider und den besonderen Eigenschaften der beiden 
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Teile, entweder durch einfaches Absetzen oder durch Zentrifugieren oder 
Pressen. Je nach dem gewählten Verfahren ist die Trennung eine mehr oder 
weniger vollständige. Sie ist bei dem Absetzen am geringsten, beim Zentri
fugieren und Pressen am größten. In allen Fällen kann sie durch Auswaschen 
des Rückstandes bzw. Verdrängen der in ihm zurückgebliebenen Lösung 
mittels frischer Laugflüssigkeit, Dampf oder Luft gefördert werden. Die 
Gewinnung des in Lösung gegangenen· Stoffes erfolgt durch Eindampfen 
der Lauge bis zum völligen Abgang des Lösungsmittels. Wirtschaftlich 
wertvolle Lösungsmittel können hierbei durch Kondensieren wiedergewonnen 
und dadurch von neuem benutzbar gemacht werden. Das hierauf sich grün
dende Arbeitsverfahren wird Abtreiben, auch Destillieren genannt (siehe 
Abschnitt F). Das Lösungsmittel wird kalt oder erwärmt, als Flüssigkeit 
oder in Dampfform, unter atmosphärischem Druck oder unter Überdruck 
bzw. Unterdruck zur Eim\irkung auf das Lauggut gebracht. 

Für die Wahl des Lösungsmittels ist Voraussetzung, daß es seine lösende 
Eigenschaft nur auf die zu lösenden Teile des Lauggutes äußern und weder 
auf diese noch auf die verbleibenden Rückstände chemisch wirksam sei, 
sowie, daß es sich ohne Rückstand verflüchtigen lasse und hierbei keine 
chemische Zerlegung erleide. Desgleichen bilden Billigkeit und leichte Be
schaffbarkeit zwei wesentliche Eigenschaften jedes zum Auslaugen von Werk
stoffen brauchbaren Lösungsmittels. Im allgemeinen können die zur Aus
laugung kommenden Stoffe in solche, die in Wasser löslich sind, und solche, 
die in Wasser unlöslich sind, eingeteilt werden. Für die ersteren bildet Wasser 
die am meisten gebrauchte Auslaugflüssigkeit. Ist die Reinerhaltung des 
Lauggutes Erfordernis, so muß das zum Auslaugen benutzte Wasser durch 
Destillieren von gelösten Fremdstoffen (Mineralsalzen usw.) befreit werden. 
Die Hauptvertreter der in Wasser nichtlöslichen Stoffe sind Öle und Fette. 
Für sie bilden Schwefelkohlenstoff, Benzin, Äther, Chloroform, Aceton, 
Benzol, Tetrachlorkohlenstoff u. a. geeignete Lösungsmittel. Auch werden 
im Verlauf der Laugarbeit schwache Lösungen des auszulaugenden Stoffes 
als Laugflüssigkcit benutzt und bis zur Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit 
angereichert. 

Unter den fettlösendeIl Flüssigkeiten sind Schwefelkohlenstoff und Benzin 
wegen ihrer großen lösenden Kraft und ihres verhältnismäßig geringen Preises 
die meistbenutzten ; doch stellt ihre große Feuergefährlichkeit besondere 
Anforderungen an die Konstruktion der Apparate und an die gewissenhafte 
Durchführung des. Betriebes. 

Der Schwefelkohlenstoff (CS2), eine leichtbewegliche wasserhelle 
Flüssigkeit von 1,286 spez. Gewicht, verflüchtigt sich schon bei gewöhnlicher 
Temperatur und siedet bei J6,5° C. Die entstehenden Dämpfe sind 22/ 3 mal 
schwerer als Luft und bilden mit dieser ein explosibles Gemisch. Ihre Ent
zündungstemperatur wird zu 149 0 C bzw. 170 0 C angegeben. Eingeatmet 
wirken sie giftig. 

Das Ben z in ist gegenwärtig infolge seiner hohen Lösungsfähigkeit 
das um meisten benutzte Lösungsmittel für Fettkörper. Es ist ein Neben-
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erzeugnis der Petroleumindustrie und bildet eine leichtbewegliche wasser
klare Flüssigkeit von 0,680 bis 0,720 spez. Gew. und 80 bis 120 0 0 Siede
temperatur. Auch die Benzindämpfe bilden mit Lutt explosible Gemische. 
Wie die Verwendung, so erfordert auch die Lagerung dieser feuergefährlichen 
Stoffe besondere Vorsichtsmaßregeln gegen unzeitgemäße Entzündung. Eine 
solche älteren Ursprungs ist die von Roth angegebene Lagerung des Schwefel
kohlenstoffes unter Wasserl. Neuzeitliche Vorkehrungen sind von Martini 
u. Hüneke 2 getroffen worden. Sie bestehen in der Füllung des leeren 
Raumes der Lagergefäße und der die Leitungen einhüllenden Mantelrohre 
mit einem gegen die Flüssigkeit wirkungslosen Schutzgas, meist 002 oder N. 

Obgleich der in der neuesten Zeit als Extraktionsmittel zur Anwendung 
kommende Tetrachlorkohlenstoff (0014), der eine Dichte von 1,6 und einen 
Siedepunkt von 76 bis 77 0 C besitzt, jede Explosionsgefahr ausschließt, da. 
er weder als Flüssigkeit noch als Dampf brennbar ist, so steht doch seiner all
gemeinen Verwendung bisher der hohe Preis und die aus seinen chemischen 
Eigenschaften hervorgehende ,zerstörende Einwirkung auf die bei der Extrak
tion zur Anwendung kommenden Apparate entgegen. 

Das Ausziehen der löslichen Bestandteile aus dem Laug- bzw. Extrak
t io nsg u t wird durch eine Vorbereitung des Gutes gefördert, die dem Lösungs
mittel das Durchdringen des Gutes erleichtert. Im allgemeinen besteht diese 
Vorbereitung in einer so weit gehenden Zerkleinerung des Gutes, daß eine mög
lichst vielseitige Berührung der Teilstücke mit dem Lösungsmittel eintreten 
kann, oh1ile daß jedoch eine zu dichte Lagerung der Stücke das Eindringen 
und den Wechsel der Flüssigkeit zwischen diesen erschwert. 

Der Wechsel der Flüssigkeit vollzieht sich hierbei sowohl infolge des Unter
schiedes im spezifischen Gewicht der reinen und der mit gelösten Stoffen 
beladenen Laugflüssigkeit als auch infolge der zwischen Flüssigkeiten ver
schiedener Konzentration bestehenden ausgleichenden Kraftwirkung (Diffu
sion). Durch zeitweises oder anhaltendes Durchrühren des Lauggutes kann 
dieser Wechsel erheblich gefördert werden. Schädlich, weil das Auslaugen 
hemmend,. wird das Durchrühren für solche Körper, deren ungelöste Teile 
nach Entfernen des Gelösten einen solchen Zusammenhang besitzen, daß sie 
eine Art Netzwerk oder Gerippe bilden, durch dessen Zwischenräume der 
Flüssigkeitswechsel leicht vonstatten geht. Für solche Körper ist vielmehr 
ein möglichst ruhiger Verlauf der Laugarbeit anzustreben. 

Die beim Auslaugen benutzten Arbeitsverfahren sind 

das Absetzverfahren, das Aufgußverfahren, das Schwemmverfahn'n, 

a) Das Absetz- oder Verdrängverfahren. 
Wird ein Gemisch von Lauggut und Lauge in einem Gefäß der Ruhe 

überlassen, so scheidet es sich nach der Dichte der Gemengteile. Es sinkt ent-

1 DingI. polyt. Journ. 1881, Bd. 239, S. 295; Wagner: Jahresberichte 1863, S. 562_ 
2 Druoksachen der Maschinenbau-A.-G. Martini u. Hüneke, Berlin W. Archiv 

für Feuerschutz, Rettungs- und Feuerlöschwesen. Jahrg. 1905, S. 17. "Schiffbau" 
Jahrg. 1913, Nr. 22. 
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weder der schwere Rückstand zu Boden, oder es steigt die leichte Lösung 
nach oben. In jedem Fall kann die Trennung beider durch Abziehen oder 
Verdrängen der LöSURg erfolgen. Je nach dem Löslichkeitsverhältnis des 
tauggutes und dem angestrebten Stärkegrad der Lösung erfordert das Aus
laug~n eine mehr oder weniger lange Zeit. Unter Umständen bedarf es meh
rerer Stunden. um die Erschöpfung des Lauggutes angenähert zu erreichen. 
Wiederholtes Durchm:ischen der Gemengteile beschleunigt die Laugarbeit. 
wiederholter Austausch der gebildeten Lösung mit neuem Lösungsmittel 
führt zur Erhöhung des Ertrages, aber zu allmählich schwächeren Lösungen. 

Die Ausführung des Setzverfahrens bedient sich bei wässeriger Laug
flüssigkeit eines offenen Gefäßes, eines Bottichs oder einer Stande. Das 
in dieses Gefäß eingetragene Lauggut wird mit der Laugflüssigkeit übergossen. 
durchgerührt und der Ruhe überlassen. Zum Abziehen der gebildeten Lösung 

b 

/ 

.\ 1>1>. 12:1. .\ u~laUf;e:Orill' . 

()rJm V 

dient ein Heber 
oder ein oberhalb 
des Lauggutes an
gebrachter Hahn. 
Die am Schluß deI-; 
wiederholten Aus
laugens gewon
nene schwächste 
Lösung wird nach 
Erneuerung des 
Lauggutes für dip 
neue, erstmalige 
Auslaugung als 

Laugflüssigkeit 
aufgegeben. 

Bei leichter Verdampfbarkeit des Lösungsmittels, z. B. Benzin, wird 
das Lauggefäß allseitig geschlossen, so daß die Dämpfe nicht entweichen . 
Das Lauggut, z B. Ölsaat, wird, um es nach dem Auslaugen leicht auswechseln 
zu können, nach Haecht 1, Abb. 123, in übereinander geschichteten flachen 
Körben a in das Lauggefäß eingetragen und dieses nachdem Auflegen des 
dichtschließenden Deckels b durch das Hahnrohr c mit dem Lösungsmittpl 
so weit angefüllt, bis dieses bei d erscheint. Nach dem Schluß sämtlicher 
Hähne wird das Ganze einige Stunden der Ruhe überlassen, wobei die Fett
lösung infolge ihres geringen spezifischen Gewichtes sich im oberen Teil de~ 
Gefäßes sammelt, aus dem sie dann nach Öffnen des Hahnes d durch neue.'< 
bei c eintretendes Lösungsmittel hinausgeschoben wird. Hierauf wird nach 
erneutem Schluß von d und Öffnen des Lufthahnes e die das Gefäß füllendl' 
Flüssigkeit durch den Hahn c abgelassen und der in den Poren des Lauggutes 
zurückbleibende Flüssigkeitsrest'nach Schluß von c und Öffnen von t und g 
mittels bei t eintretenden Dampfes verdunstet und dureh 9 nach einer Kühl
schlange abgetrieben, in der die Dämpfe wieder vPTdichtet werden. 

1 DingI. po~·t. Journ. 1878, Bd. 201, S. 427. 
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b) Das Aufgußverfahren. 
Nach diesem Verfahren wird das Lösungsmittel in bestimmten kurzen 

Zeitfolgen oder dauernd in langsamem Fluß durch das Lauggut hindurch
geführt. Hierbei nimmt es die löslichen Teile auf und fließt als Lauge aus 
dem Lauggut ab. Das zeitweise Aufgießen eignet sich besonders für das Aus
langen _ leichtlöslicher Stoffe JlYasser 
bei gleichmäßiger Größe der [I -=:;;;:=::;;:=:::;:;=::;;1 
Teile. Es erfordert, um mög- ,"~i\--JIJ---IJlJ--,lH ______ ,---, 
liehst starke Lösungen zu er
halten, die jedE'smalige Auf
gabe einer geringen Flüssig
keitsmenge sowie eine mög
lichst gleichförmige Verteilung 
dieser über das Lauggut, da
mit die Flüssigkeit nicht die 
leichter zugänglichen Zwi Abb. 124. LaugKlLsten. 

" LOt/ge 

schenräume durchfließe und die zufällig dichter gelagerten Stellen der 
Auslaugung entgehen. Die gewonnenen Lösungen sind infolge der kurzen 
Dauer der Einwirkung des Lösungsmittels verhältnismäßig schwach, und die 
Erschöpfung des /0//99"/// 
Lauggutes ist nur j 

durch vielfache ! 
Wiederholung des 
Aufgusses annä
hernd erreichbar. 

Die Einrich -
tungen zur Auf
nahme des Laug
gutes sind ein
facher Art. Sie be- J1IoSSt'r 

stehen in der 
Regel in einem Ge
fäß mit siebartig 
gelochtem oder als 
Lattenrost- ausge
führtem Doppel
boden, unterhalb 
dessen die Lösung 

.\ hb. 12:,. Tonl\e"lau~"rparnt. 

7-

.5chlammob/ajj 

gesammelt und zeitweise oder stetig abgelassen wird. Gleichartige Laug
gefäße finden auch bei dauernder Zufuhr der Laugflüssigkeit Anwendung. 

Beispiele hierfür bieten die in Abb. 124 dargestellten La ug käs te n 
zum Auslaugen des Pfannensteins in Salzsiedereien sowie der dem gleichen 
Zweck dienende Tonnenlaugapparat Abb. 125. In beiden Fällen wird 
das auf dem Siebboden lagernde Langgut stets mit Laugflüssigkeit erfüllt 

Fisc her, Schei,len, Mischen, Zerkleinern. 8 
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gehalten und durch einen stetigen, aber tunlichst langsamEll Abfluß der Lauge
die Lösungsdauer verlängert und die völlige Auslaugung herbeigeführt. Bei 
dem Tonnenlaugapparat erfolgt die Füllung der 1 cbm fassenden Tonne 
mit dem faustgroße Stücke bildenden Lauggut von einer Sturzbühne a aus .. 
unter welcher die Tonnen in zwei Reihen zu je 6 Stück aufgestellt sind. Die 
schlammhaltige Lauge wird in einem Sättigungskasten und einem Klär
behälter geklärt. Der in den Tonnen sich häufende Schlamm wird in die 
Lutte c abgelassen. 

Leicht verdampfbare Lösungsmittel, z. B. Benzin, werden in Aufguß
apparaten dadurch wiederholt zur Wirkung gebracht, daß die mit ihnen ge

b 

A 

c 

"l0h1WQ.uer 

cl 
a 

AlJb. 126. Extraktiollsupparat. 

bildete Lösung erwärm t 
und das aus den Dämpfen 
gewonnene Kondensat von 
neuem zum Übergießen des 
Lauggutes verwendet wird_ 

Auf dieser Grundlage 
beruht u. a. der zur Kno· 
chenentf~ttung dienende 
"Extraktor" von Merz, 
dessen allgemeine Einrich
tung aus Abb. 126 zu er
sehen ist. Der zur Auf
nahme der Knochen die
nende Laugkessel ist durch 
eine winkelförmige Scheide
wand a in zwei zusammen
hängende Räume A und B" 
geteilt. A nimmt die Kno
chen auf und wird durch 
die Mannlöcher bund c be
schickt bzw. entleert. In 
B sammelt sich die durch 

das Heberrohr d übersteigende Fettlösung. In beiden Räumen liegen Rohr-
schlangen e und I, von denen e durch Dampf beheizt, 1 dagegen bis unter
die Kondensationstemperatur des Benzins abgekühlt wird. Ist A mit. 
Knochen gefüllt, so wird durch fJ so lange Benzin. aus dem Vorrats
behälter C zugelassen, bis es den Scheitel des Heberrohres erreicht. Nach 
dem Abschluß von fJ saugt der Heber die in A gebildete. Fettlösung 
nach B, wo sie erhitzt und das Benzin verdampft wird. Die Dämpfe 
treten in den Raum A über, werden an der Kühlschlange 1 konden-
fliert und das Kondensat erneut so lange über die Knochen ve~eilt, bis 
die Entfettung erfolgt ist. Dem -Abstellen der Kühlschlange und Öffnen 
des Hahnes h folgt der Übertritt der Benzindämpfe in den Kühler i und 
das Ansammeln des in diesem verflüssigten Benzins in dem Behälter (j 
zu neuer Benutzung. Die von Fett und Benzin befreiten Knochen w('rc)ell 
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durch das Mannloch c entfernt, und das benzinfreie Fett wird bei lc aus 
dem Kessel abgelassen. 

c) Die Schwemmverfahren. 
Die Schwemmverfahren umschließen alle diejenigen Arten der Auslaugung, 

bei denen gleichartiges Lauggut mit verschieden großem Gehalt an löslichen 
Stoffen derart von der Laugflüssigkeit durchflossen wird, daß diese bei zu
lIehmendet Konzentration immer mit Lauggut von wachsendem Gehalt 
in Austausch tritt. Es trifft somit bei diesem Verfahren die frisch zufließende 
Laugflüssigkeit mit dem bereits ausgelaugten Gut, die gehaltreichste Lösung 
mit dem rohen, also gehaltreichsten Lauggut zusammen. Es ist sonach 
während des' ganzen Laugvorganges die Aufnahmefähigkeit der Laugflüssig
keit die erreichbar größte. Der Gehalt der Lösung wächst in dem gleichen 
Maße wie der des Gutes, was bei genügend langer Berührungsdauer theore
tisch zur Erschöpfung des Gutes führen muß. Praktisch wird dieser Parallelis
mus dadurch herbeigeführt, daß das Gut und die Flüssigkeit den gleichen 
Weg, aber in entgegengesetzter Richtung durchlaufen. Die auf der Verwirk
lichung dieses "Gegenstromverfahrens" beruhenden Auslaugapparate bilden 
in bezug auf Güte der Leistung und Größe der Leistungsfähigkeit die voll
kommensten Einrichtungen ihrer Art. Die Gegenströmung kann auf dreierlei 
Art herbeigeführt werden. Entweder es durchwandert das Lauggut die ruhende 
Lauge, oder es durchfließt die Lauge das ruhende Lauggut, oder es bewegen 
sich Lauggut und Lauge g~geneinander. . 

1. Das Lauggut durchwandert die ruhende Lauge. 
Die Laugflüssigkeit füllt eine Anzahl in einer Reihe aufgestellter Laug

gefäße (Bottiche, Standen) a1 a2 aa ... , Abb. 127, deren durch Hähne b ab
sperrbare Bodenausläufe in ein gemeinsames Ablaßrohr d münden, das zum 

Abb. 12;. Wandern des Lauggute3. 

Ableiten der gesättigten Lauge dient. Der auszulaugende Körper befindet 
sich in Siebkörben oder Säcken Cl ~ Ca ••• , die nacheinander in die einzelnen 
Gefäße in der Reihenfolge ihrer Aufstellung eingehängt und in jedem eine 
Zeitlang (die Laugzeit) mit der Laugflüssigkeit in Berührung gt'la~sen werden, 
um den Austausch der löslichen Stoffe stattfinden zu lasseil. Jeder Korb 
dlm:hwandert somit alle Gf:'fäße der Reihe nach und gibt. in jedem einen 

R* 
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Teil seines lösungsfähigen Inhaltes ab. Hierdurch sättigt sich die Flüssigkeit 
in den einzelnen Gefäßen mehr und mehr. Sie erlangt schließlich bei ent
sprechender Anzahl der Gefäße in demjenigen, das von allen Körben durch
laufen wurde, einen so hohen Sättigungsgrad, daß sie abgelassen und durch 
neue ersetzt werden muß. Gleichzeitig wird derjenige der Körbe, der alle 
Gefäße durchwanderte, infolge Erschöpfung seines Inhaltes ausgehoben, 
entleert und nach dem entsprechenden Versetzen der übrigen Körbe mit neuem 
Lauggut gefüllt in das Gefäß der Reihe eingehangen, das die konzentriertcste 

Al~ee 
1I1J.5.5e r: ®®~ )foße!' 

/ol/ggl/I {@ rl~® fouggvl C2 C ® 

I ~~® fl . lol/ge 

c{G5®@ . l?ikk5ld c® E§®® 
EFJ®® ~(§® JIIosser 

ß r1@® /Quffff
ul r 1® rfii'OUffffU1 c ~ cz 

fI ®Lol/ge 

~~~ ®~a .. 
c®® f {~®® · h'ucks/d. 

®G5~ ®®€ JIIosser 

(®®~ fouffffUI r ~ foufffful c ® c. 

1JJ ~Louffe J!J ® ~ ~ Louge 
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a EfjJa 

E {®®eh'ÜcKSld c c c 

a) Laugl{ut durchwandert die ruhende Lauge. Wechsel der Körbe in 
den Standen a am Anfang.A und Ende B der Laugzeiten I, II, III U8W. 

Lauge enthält. Der weitere Verlauf defo! Betriebes folgt der beistehenden 
schematischen Darstellung (a). 

In dieser bezeichnen die Kreise a l a2 aa drei mit Laugflüssigkeit gefülltt~ 
Standen, die Kreise· Cl C2 Ca die das Lauggut enthaltenden Körbe. Zur Er
höhung der Deutlichkeit sind diese nicht in, sondern neben die Standenkreise 
gezeichnet. Der jeweilige Konzentrationsgrad der die Standen füllenden 
Lauge und der entsprechende Gehalt des Lauggutes an löslichen Stoffen ist 
durch die Zahl der senkrechten Striche innerhalb der Kreise angedeutet. 
Es bezeichnet daher z. B. G frische Laugflüs~ligkeit (Wasser) bzw. erschöpftes 
Lauggut (Rückstand), 6iV gesättigte Lauge hzw. frisches Lauggut.. nie mit 
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A und E bezeichneten Figuren geben die Gehalte des Lauggutes und der 
Lauge am Anfang (A) und am Ende (E) der einzelnen Ruhe- oder Laug
zeiten an. 

In I A sind sämtliche 3 Standen mit frischer Laugflüssigkeit gefüllt, 
und es wurde Lauggut Cl der Stande al übergeben. Nach der Zeit I ist der 
AustauAch entsprechend I E vollzogen. Es folgt: 

I I A: Fortrücken von Cl nach a2 und Einsetzen von c2 in al : Austausch 
ergibt II E. 

III A: Fortrücken von.~ nach aa, ~ nach a2 Einsetzen von Ca in ~: Aus
tausch ergibt III E .. 

Ergebnis: Sättigung der Lauge in a l (Ablassen der Lauge), 
Erschöpfung des Lauggutes in Cl (Entleeren imd Neufüllen des Korbes). 

IV. V, VI: Wechsel der Lauge und Körbe entsprechend der Darstellung. Hier· 
nach ist der Zustand der Apparate 

ferner 
im Betriebsabschnitt VI = dem in III 

VII = " "IV 
VIII = " "V 

" IX = .. " VI = III 
usw. 

2. Die Laugllüssigkeit durchfließt das ruhende- Lauggut. 
In der einfachsten Form treten die Laugapparate dieser Gruppe in der 

von Bufl-Dunlop bzw. Shank angegebenen Anordnung auf, von der die Abb. 
128 und 129 zwei Ausführungen wiedergeben. In beiden befindet sich das 
Lauggut in offenen Holz- oder Eisenbottichen I bis IV, die in einer Reihe 
aufgestellt und durch Rohre aso yerbunden sind, daß die unterhalb des Sieb
bodens sich sammelnde Lauge stets dem in der Reihe folgenden Bottich 
oberhalb des Lauggutes zugeführt wird. In gleicher Weis~ ist der letzte der 
Bottichreihe mit dem ersten der Reihe durch ein Rohr b verbunden. In den 
Verbindungsrohren befindliche Dreiweghähne c gestatten, die Bottichreihe 
an jeder beliebigen Stelle zu unterbrechen bzw. einen beliebigen Bottich 
aus der Reihe auszuschalten. Von n Bottichen einer Reihe werden höchstens 
n - 1 Bottiche von der Lauge gleichzeitig durchflossen, die übrigen sind 
ausgeschaltet und werden entleert, gereinigt und mit J;.auggut neu beschickt. 
Einer der Bottiche, die den ausgeschalteten zunäohst stehen, bildet den 
ersten der Reihe. Ihm fließt die frische Laugflüssigkeit nach Öffnen des 
betreffenden Hahnes d aus dem Rohr e zu. Sie durchsickert das Lauggut 
und tritt als schwache Lösung in den folgenden Bottich über. Hier wird sie 
weiter angereichert und gelangt in den dritten Bottich usf., bis sie im letzten 
der Bottiche anlangt und diesen durch den Bodenhahn c im gesättigten Zu
stand verläßt. Nach dem völligen Auslaugen des den ersten Bottich füllenden 
Lauggutes wird dieser Bottich ausgeschaltet. Die frische Laugflüssigkeit 
wird jetzt dem zweiten Bottich der Reihe zugeführt und der ausgeschaltete 
und inzwischen mit neuem Lauggut beschickte Bottich als letzter der Reihe 
in den Kreislauf. der Lauge eingefügt. Die wiederholte Vornahme dieses 
WechHe]s führt dazu, daß ein jeder der Bottiche einmal der erste bzw. der 
letzte der Reihe wiru. In den Abbildungen z. B. ist der vorletzte Bottich 111 
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der erste der Reihe und wird durch den offenen Hahn ds' mit Laugflüslligkeit, 
gefüllt. Die entstehende Lauge durchfließt die :ßottiche IV und 1 und tritt 
gesättigt durch den Hahn Cl in die Abflußleitung I über. Der Bottich JJ 
ist ausgeschaltet, er wird entleert und hierauf neu beschickt. 

lYasser 

p 

*~====~============~ 
Pumpe 

Wasser e 

Abb. 12/S und l:l1J. Wandern der Lauge. 

Die beistehende Darstellung (b) läßt diesen Vorgang für drei Lauggefäßc 
oder Standen ersehen, die durch die Kreise a1 a2 as angedeutet sind. nie 
unter diesen eingetragenen Kreise 11 12 13 vertreten die die Standen durch
fließende Lauge. Die Gruppen A (a bzw. l) und E (a bzw. l) bezeichnen 
den Zustand des die Standen füllenden Lauggutes und der Lauge am Anfang 
(A) und am Ende (E) der Laugzeiten'I, 1I, III ... , die zwischen zwei Ab
zügen gesättigter Lauge liegen. Der jeweilige Gehalt des Lauggutes an lÖf:qlJl~s-
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iähigem Stoff bzw. der jeweilige Sättigungsgrad der Lauge am Anfang und 
Ende der einzelnen Zeitabschnitte ist durch die Zahl der senkrechten Striche 
gekennzeichnet, welche die Kreise füllen. Hiernach bedeutet 8 erschöpftes 
Lauggut (Rückstand) bzw. frische Laugflüssigkeit (Wasser), ([jj frisches 
Lauggut bzw. gesättigte Lauge. 

Der Durchfluß des Laugenstromes durch die Standen ist für den Anfang 
-der einzelnen Laugzeiten durch Pfeile angedeutet, welche die Kreise a ver
.binden. Der den Eintritt des Wassers kennzeichnende Pfeil läßt den Wechsel 

,~lYasser $~ Lauggu/ {a ® ~ Lauggu! a~ Q; @ lYasser 

re II'rl®~HückSfd 
J r®@@ lYaJser 

®a~ 
E lEB E[®EB® Lauge 

®-.®® 
lYasser ~La(lggUI 

~ffos.ser r1e® r~®~ JJ ~fYQsser f ~®€tfÜCkS!d. a®@ 
E E {®®® · L(luge Eß® l, &3 l 

ffasser ~ ~lYasser ~®.@) a, ~ 4 üuggu! r1eEB® lf r :EB® .A'Vcksfd /J! 6 tickSId. ®® 4t?J@ 
f ®@®üluge E {~®®L(ltlge 

b) Lauge durchwandert da.~ ruhende Lauggut. Wechsel der Lauge l in 
den Standen a am Anfang A und Ende E der Lallgzeiten I, ll, III IISW. 

der Eintrittsstande ersehen, durch den während des Laugereibetriebes all
mählich die Erschöpfung der Füllung eines jeden der Bottiche erreicht wird. 
Die für das erschöpfende Auslaugen des Lauggutes erforderliche Zahl der 
Bottiche ist von der Bottichhöhe und der Durchflußgeschwindigkeit der 
Lauge bedingt. 

Von den beiden im Bilde wiedergegebenen Anordnungen der Laugapparate 
ist bei der nach Abb. 128 getroffenen für jeden der Laugbottiche die für den 
Durchfluß der Lauge erforderliche Druckhöhe durch den Unterschied ge
geben, der zwischen der Höhenlage des Flüssigkeitsspiegels im Bottich und 
der Ausflußöffnung des Ablaufrohres besteht. Dieser kann durch Höher-
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oder Tieferstellen der benachbarten Bottiche und Veränderung der Länge 
der Ablaufrohre dem Bedarf angepaßt werden. Nur die Rückführung der 
Lauge vom untersten zum obersten Lauggefäß erfordert das Einschalten 
einer Pumpe P in das beide verbindende Leitungsrohr. 

Die zweite, durch Abb. 129 veranschaulichte Anordnung bedarf der 
Pumpe nicht und gestattet die Aufstellung sämtlicher Lauggefäße in der 
gleichen Höhe. Der Fluß der Lauge wird durch die Druckhöhe im ersten 
Lauggefäß bestimmt, d. i. die Höhe der Flüssigkeit oberhalb des Lauggutes, 
wenn diejenige im letzten Gefäß gleich Null ist. Sie hängt ab von dem Unter
schied der spezifischen Gewichte der gesättigten Lösung und der frischen 
Laugflüssigkeit sowie von dem Widerstand, den die Lauge beim Durchsinken 

des Lauggutes findet. Dem Wechsel der Be
nutzung entsprechend müssen alle Lauggefäße 
der Reihe die gleiche Höhe erhalten, wodurch 
der an sich einfache Apparat verteuert und seine 
wirtschaftliche Benutzung beeinträchtigt wird. 

Die Vergrößerung des Fassungsraumes der 
Lauggefäße erhöht das wirtschaftliche Er~ebnis 
der Laugerei. Sie ist allein durch Vergrößerung 
der Höhe der Lauggutschicht erreichbar, da mit 
dem Wachsen des Schicht querschnittes die Stö
rungen des gleichmäßigen Durchflusses der Lauge 
durch alle Teile des Lauggutes zunehmen. Die 
hohe Schichtung vermehrt aber den Widerstand, 
den die Lauge beim Durchsinken der Schicht 
findet, und erfordert damit die Vergrößerung der 
das Durchsinken bewirkenden Druckhöhe der 
Laugflüssigkeit. 

Abb. 180. Ditfuseur. 

Dies führt zur Anwendung allseitig geschlos
sener Lauggefäße, in denen die erforderliche Stei
gerung des Flüssigkeitsdruckes ohne Schwierig

keit mittels eines Hochbehälters oder eines Pumpwerkes erfolgen kann. Dabei 
bietet der Abschluß des Lauggefäßes den weiteren Vorteil, auch flüchtige 
Lösungsmittel verwenden zu können, so daß die Apparate für jede Art von 
Lauggut anwendbar werden. Besondere Bedeutung hat die Anwendung 
geschlossener Lauggefäße, die je nach ihrem besonderen Verwendungszweck 
Macerationsgefäße, Diffuseure oder Extrakteure genannt werden, 
erlangt für die Gewinnung des Saftes der Zuckerrüben zum Zweck der Zucker
und Spiritusfabrikation, für die Farbholz- und Loheextraktion, für das Aus
laugen von Schlammassen, für die Gewinnung fetter und ätherischer Öle usw. 

Die Lauggefäße sind aufrechtstehende, etwa 3 m hohe, 1,5 m weite 
zylindrische Eisenblechkessel mit nach außen gewölbtem oder kegelförmigem 
Deckel und Boden, Abb. 130. Über dem letzteren liegt zur Unterstützung 
des Lauggutes ein flaches oder kegelförmiges Sieb a. Ein zweites Sieb b 
wird nach der Füllung des Kessels auf das Lauggut gelegt, um dessen Empor-
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heben durch die Lauge zu verhindern. Am Deckel des Kessels befindet sich 
ein Mannloch. (; für das Eintragen frischen Lauggutes. Die Entfernung des 
'erschöpften Gutes aus dem Kessel erfolgt durch eine Bodenöffnung d, die 
während des Laugens durch einen unter Schraubenverschluß e stehenden 
Schieber oder eine Klappe verschlossen ist. Dem Einführen und dem Ab
lassen der Laugflüssigkeit dienen Rohrleitungen; die bei g und h in den Kessel 
münden. 

Die Abb. 131 zeigt in schematischer Darstellung die Zusammenfassung 
mehrerer derartiger Lauggefäße zu einer Batterie. Die Gefäße sind gegen
seitig durch Rohrleitungen l verbunden. In diese eingeschaltete, durch 
Kreise angedeutete Hähne lassen durch geeignete Einstellung die Lauge in 
bestimmter Reihenfolge durch die Gefäße leiten, wenn einem deJselben frische 

ffaltwasser f1Iiirmp/anne 

l l 

n Abßufs fvr Schnitze/wasser 
Abb. 131. Dilfuseurbatterie für Zuckerfabrikeo. 

Laugflüssigkeit aus dem Hochbehälter m zugeführt wird und dem letzten 
der Reihe die gesättigte Lauge durch das Abflußrohr n entfließt. Hierbei ist 
stets eines oder sind mehrere Gefäße der Reihe durch entsprechende Einstellung 
der Hähne zum Zweck des Entleerens der Rückstände und Neubeschickens 
mit frischem Lauggut ausgeschaltet. Andere Rohrleitungen, z. B. die Leitung 0 

der Abbildung, dienen den bEsonderen Anforderungen des Laugereibetriebes, 
der sich für verschiedene Zwecke verschieden gestaltet. 

Als ein Beispiel hierfür diene der Extraktionsapparat für Ölsaat von Heyl1, 
dessen wesentliche Einrichtung die Abb. 132 im Schema wiedergibt. Die 
Extraktion des ölhaltigen Gutes erfolgt mittels Benzin oder Schwefelkohlen
stoff. Das am Ende der Extraktion in dem erschöpften Gut verbleibende 
Lösungsmittel wird durch Druckluft, die oben bei a in das Extraktionsgefäß 
ein-gelassen wird, nach dem Abflußrohr b verdrängt und hierauf der an dem 
Gut haftende Rest nach dem Einlassen von Heizdampf in den Dampfmantel (; 

1 Engl. Pat. Nr. 3010 vom 7. November 1862; Nr. 1887 yom 28. Juni 1867; Nr. 1897 
vom 29 .. Juni 1867; Xr. 2786 vom 19. Oktober 1871. 
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des Extrakteurs bei fortgesetztem'Luftzulaß in Dampfform durch die Hähne h 
nach der Kühlschlange d abgetrieben. Hier wird er verdichtet. Den Eintritt 
des Lösungsmittels in die Extrakteure lassen die Dreiweghähne e regeln. 
Den Durchfluß der Lösung durch den Apparat unterstützt eine Saugpumpe, 

/fe/zdompl 
~ITI------~-----.r-------+-----~------~---------- ·-- ~ru~/u/t 

8enzin 

a 

C ßenz/nkondensol 

~ ~-J nad"kr uftpump, 
".....,~~-t..r./, -

auge (extrakt) 

b 
8t'nzinob/oß 

noch dem Ersc/Jop!en des Lovggvlt 
Abb. 1:12. Extrakteurbatterie. 

die den Sammelraum S entlüftet, der zur Aufnahme der gesättigten Lösung 
dient. 

über den Betrieb der Batterie gibt die folgtmde Aufstellung Aufschluß. 
Hierbei ist davon ausgegangen, daß alle Hähne der Rohrleitungen, die nicht 
in der Aufstellung genannt sind, als geschlossen zu betrachten sind. 

Unter der Annahme, daß entleert und darauf neu beschickt wird. 

der Extrakteur 

I II In 
ergibt sich für da, Offenhalten der HähilC 

die Durchflußfolge zu 

···~1I1.-1 .-8 ->-I--~II-~8 

und hierbei die Erschöpfung des Lauggutcs in 

II III 1 
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3. Das Lauggut und' die Lauge bewegen sich gegeneinander. 
Den Übergang zu den neueren, selbsttätig arbeitenden Laugereieinrich

tungen, wie sie zuerst von Martin und Ohamponnois, später von Solvay, 
Lespermont u. a, angegeben worden sind, bildet technologisch der für die 
Reinigung der Rohsoda bestimmte Laugapparat von Olement Desormes. 
Dieser Apparat besteht nach Abb. 133 aus einer AnzahlStandkästen a1 a2 aa , .. , 
die staffelförmig aufgestellt sind und die Laugflüssigkeit enthalten. Die Lauge 
wird von Zeit zu Zeit durch Überlaufrohr b dem nächsten tieferstehenden 
Kasten zugeführt. Die Lauge des untersten Kastens gelangt hierbei in einen 
Klärbottich d, wo sich die mitgeführten Schlammteile absetzen. Der Laugen
übertritt ist die Folge des Zuführens frischer reiner Laugflussigkeit in .die 
oberste Stande und die hIerdurch verursachte Störung des Gleichgewichtes 
der einzelnen Flüssigkeitssäulen. 

Der Wanderung der Lauge von der obersten nach der tiefsten Stande 
entspricht die War(lprung des in.Siebkörbe c eingelegten Lauggutes in ent-

lYo.fJer 

a 

AlJb . I:tl. WUlld" rn : .1<.,. Lauge un,. d 8 Lnllgg ul .. ~ i," Gegen s l ro rn . ~ 

gegengesetzter Richtung. Dieses wird in die tiefste Stande frisch eingesetzt 
und durch die einzelnen Standen der Reihe nach hindurchgeführt, bis es die 
oberste Stande als ausgelaugter Rückstand verläßt. Bei dieser Wanderung 
verbleibt das Lauggut eine bestimmte Zeit, z. B. 30 Minuten, in jeder der 
Standen. Hierbei findet die Anreicherung der die Stande füllenden Lauge 
statt. Die Zahl der Laugkästen beträgt 12 bis 15, der Inhalt eines Laugkorbes 
etwa 0,03 cbm, entsprechend etwa 50 kg Rohsoda. Die Lauge wird durch 
Dampfrohre auf 45 bis 50° C erwärmt. Durch Einhängen der Laugkörbe 
in die obere Laugeschicht sinkt die schwere Lösung zu Boden und wird ein 
das Auslaugen fördernder Umlauf der Lauge in den Standen erzielt. 

Eine Übersicht über den zeitlichen Verlauf der Auslaugung gewährt die 
umstehende Darstellung (c). Für sie ist ein aus 4 Standen bestehender Apparat 
angenommen. Eine dieser ist stets für Entleeren und Neufüllen ausgeschaltet. 
Die Standen a und die Lauggutkörbe c sind durch Kreise angedeutet. Die 
Korbkreise sind zur besseren Übersichtlichkeit nicht in, sondern über die 
Standenkreise gesetzt. Dem Wechsel in der Reihenfolge entsprechend ist 

die Stande a, gleichwertig der Stande a 1 

a5 

lIsf. Das gleiche gilt fiir die Körhe. 
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Für jeden der Betriebsabschnitte 1, Il, 1Il . .. , deren Länge durch die 
zwischen zwei Laugenablässen liegende Zeit gegeben ist, ist der Zustand des 
Apparates am Anfang (A) und am Ende (E) des Abschnittes angegeben. 
Den Gehalt der Lauge und des Lauggutes kennzeichnen in die Kreise einge
tragene senkrechte Striche. Ihre Zahl gibt die Größe der Gehalte an. Hier
nach bedeutet 

8 frische Laugflüssigkeit bzw. ausgelaugtes Gut, 
6i) gesättigte Lauge bzw. frisches Lauggut. 

-®se 
j
A { /ouggU! ®®~ 

1 ®ee 
c{ Lal/ge ~®j9@ffoSSei 

@@E9 
.( Lauge ® ~ffi ~ fYosseF 

c) Lauggut und Lauge wandern im Gegenstrom. Wechsel der Lauge l und des Lauggutes a am 
Anfang A und Ende E der Laugzeiten I, 11, 111 UBW. 

Als Beispiele für selbsttätige Laugapparate sind die schon genannten 
von SOlvayl und von Lesperrrwn(,2 gewählt worden. Ihre Darstellung erfolgte 
schematisch, um den Überblick über den Verlauf des Laugvorganges zu er
leichtern. Die hieraus sich ergebenden Abweichungen in der Art und der 
räumlichen Anordnung der Einzelteile sind durch Einsicht der angegebenen 
Quellen zu berichtigen. 

Laugapparat von Solvay, Abb. 134. Das Lauggut (Rohsoda) wird 
bei a einem mit Flanell oder Leinwand bezogenen Siebtisch b übergeben, 
der es an den Brausenrohren cd e vorüberführt. Der Brause e entfIießt reines 

1 DingL polyt. Journ. 1879, Bd. 231, S. 437. 
2 C. Ho/mann: Handbuch der Papierfabrikation. Berlin 1897. 2. Aun., II, S. 1138. 

Armengaud: pub!. ind. lR74, Bd. 21, S. 381, Tafel 30. 
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Wasser und löst die letzten Reste von Soda aus dem vom Siebtisch getragenen 
Lauggut. Es fließt die schwache Lauge durch den Siebtisch hindUrch in den 
Behälter t, wird aus diesem mittels der Pumpe g geschöpft und durch die 

fal/ggl/t 

. Lal/ge 
milieistark sellwach 

c::=- -
.-----/-'" J1IaSJer 

I 

" "" ~.: 
b)<>' 

b ~ ./ '- '- '_._._-._._.- _._.~~ 
"'<-

Brause d gegen den Siebtisch gespritzt. Das Durchdringen der auf diesem 
liegenden, nur. schwach ausgelaugten Soda führt zur weiteren Anreicherung 
der Lauge, so daß die folgende Pumpe i dem Behälter h eine Lauge von mitt
lerer Stärke entnimmt. Diese tritt, von der Brause c verteilt, mit der vom 

/?iJc/rslond 

Lal/ggu! Wasser 

Abb. 1116. Gegenstrom·Laugapparat u.aeh Lespermont. 

Siebtisch herbeigetragenen rohen Soda in Austausch und gelangt als starke 
Lauge in den Behälter k. Die ausgelaugten Rückstände werden bei l von 
dem Siebtisch abgeworfen. 

Laugapparat von Lespermont, Abb. 135. Der Apparat ist den Be
dürfnissen der Zellstoffabrikation angepaßt und dient zum Auslaugen des 
Zellstoffes, der durch Kochen des Holzes in Sodalösung erhalten wurde und 
einen hohen Alkaligehalt besitzt. Es gelingt, mit dem Apparat den Zellstoff 



126 Die Scheidung nach der Swffart der Gemengteile oder das Sortieren. 

bis auf etwa 1/2 v. H. vom Alkaligehalt zu befreien und eine etwa 86 v. H. 
Alkali enthaltende Lauge zu erhalten, aus der die Soda durch Eindampfen 
wiedergewonnen wird. Die Abbildung zeigt den Apparat im Grundriß. Nach 
ihr besteht die Eigentümlichkeit der Einrichtung in einem Rinnensystem 
abc d, das aus einer Anzahl kurzer Rinnenstücke besteht, die durch Si~b
trommeln e aneinandergefügt sind. Diesem Rinnensystem wird bei ader 
mit schwacher Lauge gemischte rohe Zellstoff, bei b reines Wasser, als Aus
laugflüssigkeit, zugeführt. Beide Massen fließen somit nach Maßgabe der 
Pfeile gegeneinander und werden wiederholt durch Rührflügel /, die zwischen 
je zwei Siebtrommein in die Rinnenstücke eingebaut sind, innig gemischt. 
Es tritt hierbei in jedem Rinnenstück alkalireicher Zellstoff mit alkaliarmer 
Lauge zusammen, so daß durch den Austausch des Alkalis die Verstärkung 
der letzteren und die Erschöpfung des ersteren gefördert wird. Die Sieb
trommeln, die den Übergang von Rinnenstück zu Rinnenstück vermitteln, 
trennen die entstandene Lauge von dem Zellstoff. Sie geben die erstere 
an ein folgendes Rinnenstück ab, in dem sie von neuem mit alkalireichem 
Zellstoff gemischt wird, und führen den letzteren einem vorhergehenden 
Rinnenstück zu, in dem er mit alkaliärmerer Lauge zusammentrifft. Nach 
dem Durchlaufen der sämtlichen Siebtrommein und Rinnenstücke verläßt 
die Lauge den Apparat an der Eintrittsseite des rohen Zellstoffes bei d und 
wird der ausgelaugte Zellstoff an der Eintrittsseite des frischen Laugwassers 
aus dem Rinnenstück gabgeführt. 

Die Anwendung flüchtiger Lösemittel (Schwefelkohlenstoff, Benzin) 
erfordert auch hier den allseitigen Abschluß der Apparate nach außen, um 
die Verflüchtigung des Lösemittels zu verhindern. Dementsprechend weisen 
die verschiedenen Bauarten solcher Apparate 1 luftdicht verschlossene Kam
mern auf, durch welche das Lauggut mittels Förderschrauben oder anderen 
mechanischen Fördermitteln dem durchfließenden Lösemittel entgegen
geführt wird. 

}-'. Das Abtreiben. 
Unter den Begriff A btrei be n fallen alle jene Arbeitsverfahren, die sich 

bei dem Zerlegen von festen oder flüssigen Gemischen in ihre Einzelbestand
teile oder in Gruppen solcher der Wärmekraft bedienen. Hierbei wird die 
durch Wärmezufuhr veranlaßte Änderung des Aggregatzustandes, eines Teiles 
der Gemengteile benutzt, diese von den restlich verbleibenden Gemengteilen 
zu trennen. Die erneute Änderung des Aggregatzustandes der abgeschiedenen 
Teile, also in~ entgegengesetzten Sinne wie vorher, dl,lrch Wärmeentziehung 
(Kühlung) führt die ursprüngliche feste oder flüssige Zustandsform der ab
geschiedenen Stoffe wieder herbei. Das Endergebnis der Scheidung sind 
daher bei Gemischen fester Körper zwei oder mehr Haufwerkgruppen von 
verschieden Htofflicher Zusammensetzung, bei Flüssigkeitsgemischen zwei 
oder mehr verschiedenartige Einzelflüssigkeiten bzw. Flüssigkeitsgemenge, 

1 DRP. Nr. 2644 vom 17. März 1878; Nr. 119134 vom 27. April 1899; Nr. 127091 
vom 29. Mai 1900; Kr. 145622 vom 8. April 1902. 
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die sich in ihrer stofflichen Beschaffenheit von dem Ursprungsgemisch 
unterscheiden. Für feste Stoffe ist es die Verflüssigung durch Schmelzen. 
für flüssige Stoffe die Ve~ampfung, die zur Scheidung der Gemische 
führen. Ebenso können LösungenfestE:r oder flüssiger Stoffe unter Wärme
zufuhr durch Verdampfen des Lösungsmittels in ihre Elemente zerlegt 
werden. 

Voraussetzung für die Ausführbarkeit des Abtrübens ist bei der Sch.eidung 
fester Körper, daß die Gemengteile verschieden hohe Schmelzpunkte, bei der 
Scheidung von Flüssigkeitsgemischen, daß die gemischten Einzelflüssigkeiten 
verschieden hohe Siedetemperaturen besitzen. Im letzteren Falle pflegt man 
die einzelnen Flüssigkeiten, welche das zu zerlegende Gemisch zusammen
setzen, Fraktionen, das bei der Trennung des Gemisches benutzte Arbeits
verfahren die fraktionierte Scheidung zu benennen. 

Zuweilen ist das Abtreiben von Stoffgemischen mit einer beabsichtigten 
oder einer als Nebenerscheinung unvermeidbaren chemischen Umsetzung 
der Gemengteile verbunden. Als Beispiel sei nur an die mit dem Darren 
(Trocknen) des Malzes in den Brauereien verbundene Zersetzung gewisser 
Bestandteile des Malzes erinnert, die zur Bildung von Farb- und Riechstoffen 
führt, welche die Färbung sowie den Geruch des aus dem MaTz bereiteten 
Bieres beeinflussen. 

Wird diese chemische Veränderung des Scheidegutes unberücksichtigt. 
gelassen und nur die aus der Einwirkung der Wärme hervorgehende physi
kalische Umänderung des Scheidegutes aJs Endzweck der Scheidearbeit 
betrachtet, so kann das allgemeine Arbeitsverfahren des. Abtreibens in die 
folgenden vier Unterverfahren gegliedert werden: das Aus sc h m e I zen. 
das Trocknen, das Abdampfen und das Destillieren. 

In jedem Falle sind bei dem Abtreiben zwei Stoffmassen zu unterscheiden ~ 
das über seine Schinelz- bzw. Siedetemperatur zu erwärmende Scheidegut 
und der diesem die Schmelz- bzw. Verdampfungswärme zuführende Heiz
stoff. Das Scheidegut ist entweder ein Haufwerk fester Körper, eine Flüssig
keit oder ein Gemisch beider. Der Heizstoff ist flüssig, dampf- oder luft
förmig; sein Wärmegehalt wird ihm in der Regel durch die Verbrennung 
fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe erteilt. Die Einwirkung des 
Heizstoffes auf das Scheidegut erfolgt entweder unmittelbar unter gegen
seitiger Berührung oder Mischung beider, oder sie wird durch die Wandung 
des Gefäßes vermittelt, in dem die Schmelzung oder Verdampfung des Scheide
gutes erfolgt. Der Teil dieser Wandung, der die Wärme auf das Scheidegut. 
überträgt, heißt die Heizfläche des Gefäßes. 

Heizstoff, Heizwand und Scheidegut besitzen zueinander im allgemeinen 
eine schichtenweise Anordnung. Die Wärmeübertragung zwischen den drei 
Schichten erfolgt bei gegenseitiger Berührung durch Leitung, amierenfalls 
durch Strahlung. Da die Wärmeabgabe des die Heizwand berührenden 
Teiles der Heizstoffschicht mit einer Abkühlung dieses Teiles, die Wärme
abgabe der Heizwand an den sie berührenden Teil der Schicht des Scheide
gutes· mit einer Erwärmung dieses Teiles verbunden ist, so herrschen an den 



128 Die Scheidung nach der Stoffart der Gemengteile oder das SJrtieren. 

Schichtgrenzen verschiedene Temperaturen t1 bis t4, deren Gegensej.tigkeits
verhältnis die Ungleichung 

t1 > t2 > ta > t~ 
zum Ausdruck bringt. Entsprechend' den Temperaturgefällen t2 - t1 , t3 - t2 

und t, - t3 findet innerhalb der Schichten eine Wärmebewegung normal 
zu den Schichtgrenzen statt. Durch eine gute Wärmeleitfähigkeit der die 
Schichten bildenden Stoffe wird diese Bewegung beschleunigt und damit 
der Wärmeaustausch gefördert. Zur Herstellung der Heizwand werden daher 
die Wärme gut leitende Werkstoffe, meist Metalle, verwendet. Kupfer,. 
Messing und Eisen (Wärmeleitzahl für Cu = 300, für Fe = 90) werden, 
zumal sie mit entsprechend niedrigem Preis eine große Festigkeit und ge
ringe Abnutzung verbinden, hierfür vorzugsweise benutzt. In besonderen 
Fällen, z. B. bei dem Eindampfen von Schwefelsäure, zwingt die chemische 
Einwirkung des Scheidegutes auf die Heizwand, diese bei der Wahl des 
Baustoffes in erster Linie zu berücksichtigen und als solchen Blei, trotz 
dessen geringer Festigkeit, oder Plat~n, trotz dessen hohen Preises, und 
obgleich beiden nur eine geringe Wärmeleitfähigkeit (84 bis 85) eigen ist, 
zu wählen. Die Leitfähigkeit der als Heizmittel verwendeten flüssigen 
oder. gasförmigen Stoffe, sowie die nicht frei wählbare Beschaffenheit des 
Scheidegutes lassen es zweckmäßig erscheinen, die deren Schichtung eigenen 
Temperaturgefälle durch künstlich herbeigeführte Mischung der Stoffe aus
zugleichen und innerhalb jeder Schicht eine einheitliche Mitteltemperatur 
zu schaffen. Bei festen Stoffen dienen hierzu mechanisch betriebene Rühr
werke, bei flüssigen und gasförmigen Stoffen genügt in der Regel das Hervor
rufen einer der Heizfläche gleichgerichteten Strömung, um ein ausreichendes 
Durcheinandermischen der verschiedenen Wärmegehalt besitzenden Stoff teile 
zu bewirken. 

Eine weitere Förderung erfährt der Wärmeaustausch zwischen Heiz
mittel und Scheidegut, wenn auch dem letzteren eine der Heizfläche gleich
gerichtete- Bewegung erteilt wird, die entweder im gleichen oder im entgegen
gesetzten' Sinne zu der Heizmittelströmung verläuft. Es werden hiernach 
drei Bauformen der bei dem Abtreiben in Anwendung stehenden Apparate 
unterschieden: 

1. Nichtstromapparate, bei denen das Scheidegut gegenüber der 
Heizwand eine Ortsänderung nicht erleidet. Die Temperatur steigt hierbei 
in der ganzen Masse des Scheidegutes allmählich von der Temperatur T Il 
auf die Temperatur T.l, während sich der Wärmeträger beim Durchströmen 
des Apparates von tll auf te abkühlt. Hierbei ist stets T. < t •. 

2. Stromapparate, und zwar: 
Gleichstromapparate, bei denen die Bewegung des Scheidegutes 

und des Heizmittels in gleichem Sinne erfolgt. Der anfänglich große Tem
peraturunterschied Ta - tll nähert sich allmählich der Null und würde diese 
bei unendlich großer Heizfläche am Ende des Apparates erreichen. Die End-

1 Die Zeiger a IUld e bedeuten die Anfangs- und Endtempcratur. 
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temperatur des Scheidegutes ist stets kleiner als die Anfangstemperatur des 
Heizmittels. 

Gegenstromapparate, bei denen die Bewegung beider Stoffe ent
gegengesetzt gerichtet ist. Bei genügerid großer Heizfläche kann die End
temperatur Te des Scheidegutes gleich der Anfangstemperatur tll des Heiz
mittels werden. Diese Apparate ergeben neben der vollkommensten Aus
nutzung des letzteren auch die kleinste Heizfläche. 

a) Das Ausschmelzen. 
Scheidegut, das sich aus Stoffen von verschieden hohen Schmelzpunkten 

zusammensetzt, wird durch Erhitzen dann in seine Gemengteile zerlegt, 
wenn durch geeignete Temperatursteigerung nur die leichter schmelzbaren 
Teile verflüssigt werden, die schwerer schmelzenden dagegen unverändert 
erhalten bleiben. Es findet dann im allgemeinen eine Sonderung der Stoffe 
nach dem spezifischen Gewicht statt, die eine Trennung des Flüssigen von 
dem Festen ermöglicht. Ist der Gehalt des Scheidegutes an leichtflüssigen 
Stoffen gering und bildet das Scheidegut ein Haufwerk, dessen Teile sich 
lose berühren, so vermögen die schmelzenden Teile durch die Poren abzu
fließen (auszusaigern) und können unmittelbar gesondert gesammelt werden. 
Das Verfahren ist in der Metallhüttentechnik 1 unter der Bezeichnung. des 
A ussaigerns oder als Saige-rprozeß bekannt und wird u. a. bei dem 
Entsilbern des Schwarzkupfers durch Blei und der Gewinnung gediegenen 
Wismuts aus wismuthaltigem Kobalterze benutzt. Das letztere wird z. B. 
mit Kohlenklein gemischt in Haufen auf einem mit einer Rostfeuerung ver
sehenen bedeckten Herde, dem Saigerherde, oder in schräg liegenden 
rohrförmigen Retorten von 1,25 m Länge, den Saigerröhren, bis zum 
Schmelzen des Wismuts erhitzt und dieses beim trop.fenweisen Abfluß in 
einer Vorlage gesammelt. 

Auf dem gleichen Grundsatz beruhen gewisse bei der Gewinnung des 
Talges in Margarinefabriken usw. benutzte Einrichtungen. So enthält eine 
von Wild angegebene Talgschmelze2 in einer mit Dampf beheizten Kammer 
eine Anzahl schwach geneigt liegender Rinnen zur Aufnahme des Rohtalges, 
aus denen der Talg unmittelbar nach seiner Verflüssigung in ein Sammel
gefäß abfließt. 

Auch ein von Hesselbach angegebener Schmelzapparat3 kann hier an
geführt werden. Er besteht nach Abb. 136 aus einem stehenden allseit g 
geschlossenen Schmelzkessel a, der unter Vermittlung eines Wasserbades b 
in einen Schmelzofen c eingehängt ist und von den die Feuerzüge durch
strömenden Feuergasen beheizt wird. Der Kessel nimmt durch das Mann
loch d das zerkleinerte Rohfett auf. Die durch das Wasserbad auf den Kessel
inhalt -übertragene Wärme der Heizgase bringt das Fett zum Schmelzen, 

1 Kar8ten: Metallurgie 5, S. 422. - Percy- RammR18berg: Die Metallurgie des Silbel'l! 
1881, S. 156. - Muapratt: Chemie VII, S. 1523 u. IX, S. 554.. 

2 DRP. Nr. 55050 vom 8. Oktober 1889. 
3 Hefter: Technologie der Fette und Öle. Berlin 1906, Bd. I, S. 507. 

F i 8 ehe r, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 9 
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und dieses sammelt sich in dem Vorraum e des Kessels, aus dem es zeitweise 
durch den Hahn f abgelassen wird. Die bei dem Schmelzen des Fettes ent
stehenden übelriechenden Gase werden durch ein Rohr g der Feuerung ober
halb des Rostes zugeführt und hier verbrannt. Im Schmelzkessel bleiben die 
entfetteten Grieben zurück und werden aus diesem nach Öffnen des Vor
raumverschlusses und Herausnahme des Siebes h, das den Vorraum von dem 
Kesselinhalt trennt, entfernt. 

Auch die in Brauereien zum Ausschmelzen des Peches aus gebrauchten .. 
neu zu pichenden Fässern benutzten Entpichmaschinen gehören hier
her. Bei ihnen wird in das nach unten gekehrte Spundloch des Fasses eine 
Düse eingeführt, welcher heiße Luft oder überhitzter Dampf entströmt, der 

die das Faß auskleidende Pech
schicht zum Schmelzen bringt, so 
daß das flüssige Pech gemeinsam 
mit den sich bildenden Gasen durch 
das Spundloch abfließt. 

Die Verarbeitung größererMengen 
des zu scheidenden Schmelzgutes so
wie ein großer Gehalt dieses an aus
zuscheidenden Stoffen erfordert weit
räumige Schmelzkessel, in denen 
sich das zu schmelzende Gut nach 
Maßgabe des spezifischen Gewichts 
seiner Teile zu sondern vermag. Meist 
bilden die festen, nicht zum Schmelzen 
kommenden Stoffe den zu Boden 
sinkenden Anteil des Schmelzgutes .. 
so daß sie mittels siebartig gelochter 

Abb. 136. Talgsehmelze. Schöpflöffel aus der Schmelze aus-
gehoben werden können oder erst nach 

dem Abschöpfen oder Ablassen des flüssigen Anteiles aus dem Schmelzgefäß ent-
fernt werden. Ein Beispiel für die erstere Behandlungsweise bietet u. a. der 
von Pattinson angegebene und nach ihm benannte Krystallisationsprozeß 1, der 
zum Entsilbern des nur geringe Mengen Silber enthaltenden Werkbleies dient. 
Bei ihm wird das Blei in offenen, halbkugligen Gußeisenschalen geschmolzen 
und hierauf durch geeignete Abkühlung des Bleibades das Ausfällen von 
Bleikrystallen bewirkt, die erheblich ärmer an Silber sirrd als das darüber
stehende Blei. Wiederholtes Umschmelzen und Krystallisierenlassen der
ausgehobenen Krystallmasse bzw. des zurückgebliebenen angereicherten 
Bleies in anderen Kesseln führt einerseits zur Gewinnung eines sehr silberarmen 
Bleies, andererseits aber auch zur Gewinnung eines so silberhaItigen Bleies, 
daß die Gewinnung des Silbers aus diesem auf dem Treibherd erfolgen kann_ 

Eine besondere Bedeutung besitzt das Ausschmelzen für die Fette und 
Öle verarbeitenden Industrien. Für sie bildet es das vornehmlich angewandte-

1 MW3pratt: Chemie I. S. 1622 u. VII, S. 1525. 
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Verfahren der Fettgewinnung aus den Fettgeweben, Eingeweiden und Knochen 
des tierischen Körpers. Während der Fettgehalt der Gewebe etwa zwischen 
85 und 90 v. H. schwankt, enthalten die Knochen nur etwa 0,5 bis 20 v. H. 
Fett. Diese verschiedene Größe des FettgehaltEs, die verschiedene Beschaffen
heit der bei der Feitgewinnung aus diesen Stoffen als Rückstand verbleiben
den Zellgewebe sowie der Verwendungszweck der Rückstände und des Fettes 
beeinflussen die Einrichtung der Schmelzgefäße und die Durchführung des 
Schmelzverfahrens. Die Schmelztemperaturen schwanken für die verschie
denen Fettarten etwa zwischen 40 und 60 0 C. Beim Schmelzen niedrig ge
haltene Temperatur ist besonders für die Gewinnung feiner Speisefette, wie 
"ie z. B. die Margarinefabrikation verarbeitet, Erfordernis. Der Schmelzvor
gang wird zweckmäßig durch eine vorangehende Zerkleinerung des Schmelz
gutes unterstützt. Bei dem Erwärmen sprengt das schmelzende und sich 
hierbei ausdehnende Fett die es umschließenden feinen Zellmembranen und 
fließt zu einer Schmelzmasse zusammen, 
in der sich die Membranen, die etwa 1,4 
bis 1,6 v. H. der Fettzellen ausmachen, 
als Schmelzrückstand oder sog. G ri e ben 
ablagern. Das Ausschmelzen der Fette 
erfolgt entweder ohne oder mit Zusatz 
von Wasser. Hiernach wird die T ro c k e n
und Naß sc h me I z e unterschieden. Die 
Erwärmung des Schmelzgefäßes und 
seines Inhaltes geschieht zwec~mäßig 
im Wasser-, Dampf- oder Luftbad, häufig 
auch durch Einleiten gespannten Dampfes 
in die Schmelzmasse, in kleinen Verhält~ 

Abb. 187. Fettschrnelzkessel. 

nissen wohl auch nach früherer Art unmittelbar über offenem Feuer. Diese sog. 
Feuerschmelze,bei welcher der gußeiserne oder kupferne offene Schmelz
kessel nach Abb. 137 in den Feuerzügen eines mit einem Rost ausgestatteten 
Schmelzofens hängt, erschwert die Innehaltung der günstigsten Schmelz
temperatur und führt bei nicllt genügender Umsicht des Schmelzers leicht zu 
einer überhitzung einzelner Fetteile und damit verbupdener erheblicher 
Geruc.hbelästigung der Arbeiter und der Umgebung der Schmelzstätte. 

Zur Erläuterung eines mit Warmwasserheizung versehenen Schmelz
kesseis diene die Abb. 1381. Den zylindrischen Schmelzkessel a umgibt all
seitig ein Eisenblechmantel b, der durch eine ihn umhüllende Isolierschicht 
gegen Wärmeverluste geschützt ist und den das bei c eintretende und bei d 
abfließende Heizwasser dauernd durchströmt. In dem Kessel ist eine Rühr
welle e gelagert, die bei langsamer Drehung das Schmelzgut mischt und mit 
den Heizflächen in Berührung bringt. Die Welle ist hohl und wird ebenso 
wie die an ihr sitzenden hohlen Rührarme I von dem Heizwasser durchflossen, 
das bei g in den Rührer tritt und ihn nach erfolgter Wärmeabgabe bei h 
wieder verläßt. Vor der Füllöffnung i des Schmelzkesselssteht ein Fleisch-
-~~---

1 Vgl. DRP. Nr. 63537 vom 19. Juli ]891. 

9* 
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wolf k, dessen Preßschraube die von den umlaufenden Schneidmessern zer
kleinerte Rohfettmasse durch die Siebscheibe des Wolfes drückt. Das aus
geschmolzene Fett sammelt sich in der am Kesseltiefsten angeordneten Vor
lage l und wird aus dieser von Zeit zu Zeit, dem Fortschreiten des Ausschmel
zens entsprechend, durch den Hahn m abgelassen. Die Grieben werden durch 
ein die Vorlage überdeckendes Sieb in dem Kessel zurückgehalten und nach 
Bedarf durch das Mannloch n entfernt. 

Bei der Gewinnung von Klauenfett und ähnlichen Erzeugnissen ist es 
üblich, die auszuschmelzenden Klauen, Hufe u. dgl. mittels Siebkörben 
unmittelbar in ein Heizwasserbad einzusenken und sie hierin bis zur Ent
fe~tung zu belassen. Hierbei befindet sich das Wasser in einem mit Doppel
boden versehenen Kessel und wird durch zwischen die Böden tretenden 
Heizdampf dauernd im Sieden erhalten. Das ausschmelzende Fett tritt 

Roh/elf 

f 
lIejzw(]sser~ 

AOßufs 
h/gQb/oß 

Abb. 138. Talgschmelze mit Hei6wasserheizung. 

durch die Siebwände des Korbes in das Wasser über und wird von Zeit zu 
Zeit von dessen Oberfläche abgeschöpft. Die entfetteten Rückstände ver
bleiben in dem Siebkorb und werden durch Ausheben dieses aus dem Wasser
bad entfernt. 

Die unmittelbare Berührung des Schmelzgutes mit gespanntem Heiz
dampf hat die Verwendung geschlossener Schmelzgefäße zur Voraussetzung 
und ist gegenwärtig bei dem Großbetrieb von Talgschmelzereien allgemein 
in Gebrauch. Als Schmelzgefäße dienen aufrechtstehende drucksichere 
Eisenblechkessel von etwa 2 m Höhe ~nd 1,5 m Durchmesser, die nach Abb.139 
oben und unten durch gewölbte Böden verschlossen sind. Der obere dieser 
Böden besitzt ein durch einen Deckel verschließbares Mannloch a, das zum 
Eintragen des Rohfettes in den Kessel dient, sowie einen Druckmesser b und 
zwei Sicherheitsventile, von denen c bei innerem Überdruck, d bei äußerem 
Überdruck öffnet. Der untere Boden enthält die durch ein Ventil, einen 
Schieber oder einen Hahn absperrbare Öffnung e zum Entleeren des Kessels 
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von Kondenswasser und Grieben. Das bei I in ·den Kessel eintretende Dampf
zuleitungsrohr ist im Kesselinnern herabgeführt und endet in der Nähe des 
Bodens in einer siebartig durchlochten Rohrschlange g, aus welcher der Dampf 
mit etwa 3 Atm Spannung in die Schmelzmasse strömt. Das hierbei infolge 
der Wärmeabgabe an das Schmelzgut sich 
bildende Kondenswasser sammelt sich im un
teren Teil des Schmelzkessels ; über ihm lagern 
sich die entfetteten Grieben sowie die diese a 
bedeckende Fettschicht ab. Dem Ablassen 
des ausgeschmolzenen Fettes dienen Abfluß
hähne, die in verschiedener Höhe am Kessel 
angeordnet sind, während die Grieben nach 
erfolgter Fettentnahme bei ermäßigtem Dampf
druck durch die Bodenöffnung des Kessels 
ausgeblasen werden. Einem 4- bis 5 stündigen 
Dampfeinlaß folgt vor der Entnahme des Fettes 
eine 8- bis 10 stündige Ruhepause, in welcher 
sich der Kesselinhalt abkühlt und Fett und 
Grieben sich nach dem spezifischen Gewicht 
scheiden. Sinkt hierbei die Spannung unter 
den Atmosphärendruck, so bewirkt das sich 
öffnende Luftventil d den Druckausgleich. 
Auch wird der Kessel beim Neu~inlassen von 
Dampf durch Offenhalten dieses Ventiles ent
lüftet. In Großbetrieben, in denen derartige 
mit Hochdruckdampf beheizte Schmelzgefäße 
häufig batterienweise zusammengefaßt werden, 
dienen zuweilen im Innern dei' Kessel an

Abb. 139. Dampfscbmelzkessel. 

geordnete Rührwerke zum Durcheinandermengen des Schmelzgutes und 
werden die entfetteten Grieben unmittelbar allseitig geschlossenen Trocken
einrichtungen zugeführt, aus denen die sich bildenden Gase abgesaugt und 
unter dem Dampferzeuger verbrannt werden. Durch die Verbindung des 
Schmelzgefäßes mit einer Transporteinrichtung, welche für dauernde Zufuhr 
neuen Schmelzgutes sorgt und die entstehenden festen Schmelztückstände 
beständig abführt', kann der Schmelzbetrieb zu einem dauernden gemacht 
werden l . 

b) Das Trocknen. 
Das T roc k ne n, d. i. die Entflüssigung durchfeuchteter Stoffmassen 

mittels Wärme, bildet die Ergänzung der dem gleichen Zwec"k dienenden 
Scheideverfahren, die auf der Benutzung mechanischer Hilfsmittel beruhen. 
Während" aber das Absetzen, Filtrieren, Schleudern, Wringen und Pressen 
stets nur eine beschränkte Entflüssigung des Arbeitsgutes ergeben, ermög
licht die Anwendung von Wärme, unter Umständen auch die letzten Flüssig-

1 DRP. Nr. 86201 yom 3. April 1895 lind Nr. 135566 vom 15. Mai 1901. 
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keitsreste aus der zu trocknenden Masse, dem Trockengut, zu entfernen 
und dieses damit in den Zustand vollkommener Trockenheit überzuführen. 
In der Regel bildet aber das Herbeiführen dieser nicht das Endziel des Trock
nens; meist genügt es, den Flüssigkeitsgehalt des Trockengutes nur bis auf 
einen Grenzwert herabzudrücken, der noch um mehrere vom Hundert ober
halb vollkommener Trockenheit liegt. Bestimmend für den Grad der Aus
trocknung des Trockengutes ist in erster Linie der Verwendungszweck des 
Gutes; neben diesem sind es insbesondere Erwägungen wirtschaftlicher Art, 
welche die Grenze der Feuchtigkeitsentziehung bestimmen, oder es sind 
Umstände, die einerseits in der Beschaffenheit des Trockengutes, anderer
seits in der Beschaffenheit der Umgebung begründet sind, in der das Trocken
verfahren zur Ausübung gelangt. Die Flüssigkeit ist an das Trockengut in 
verschiedener Art gebunden. Teils haftet sie durch Oberflächenanziehung 
an demselben, teils dringt sie in das Innere des Stoffes ein und wird durch 
capillare Kraftwirkungen als sog. Porenflüssigkeit oder hygroskopische 
Flüssigkeit festgehalten. 

Die Abscheidung der Flüssigkeit geschieht bei dem Trocknen durch Ver
dampfen unter Zufuhr von Wärme, die entweder als Sonnenwärme natürlichen 
Ursprungs ist oder künstlich erzeugt wird. Abgesehen davon, daß zwischen 
dem die Wärme auf das Trockengut übertragenden Mittel und dem Trocken
gut selbst das erforderliche Temperaturgefälle vorhanden sein muß, um den 
Wärmeaustausch zu erzielen, ist die Trockentemperatur beliebig wählbar. 
Sie kann daher jederzeit den Eigenschaften und dem Verwendungszweck 
des Trockengutes sowie der Wirtschaftlichkeit des Betriebes der Trocken
anlage angepaßt werden. Mit wenig Ausnahmen wird die Trockentemperatur 
unterhalb der Siedetemperatur der abzuscheidenden Flüssigkeit gehalten; 
es geschieht dies selbst in den Fällen, in denen das Trockengut durch starke 
Erwärmung eine Schädigung nicht erleiden würde. Da in der Regel durch 
die Trocknungsverfahren Wasser zur Abscheidung gelangt, so steigt die 
Trockentemperatur, abgesehen von einigen Sonderfällen, selten über 100° C. 
Zu diesen Sonderfällen gehören u. a. jene, wo ein reichlicher Wassergehalt 
die Überhitzung des Trockengutes verhindert, wie bei dem Trocknen nasser 
Rübenschnitzel, feldfeuchter Krautblätter USW., oder wo die vollkommene 
Austrocknung des Gutes beabsichtigt wird. Letzteres ist insbesondere bei 
dem Konditionieren der Faserstoffe der Fall, für welch~ nach Grothe 1 die 
Trockentemperatur bei Seide 120°, bei Wolle 1l0° und bei Flachs, Baum
wolle und Jute 100° betragen muß, wenn auch der letzte Rest an hygro
skopischem Wasser bei mehrstündiger Trockendauer mit Sicherheit abge
schieden werden soll. In gleicher Weise erfordert das Abscheiden des letzten 
Wasserrestes, des sog. Schmauchwassers, aus den Poren gut getrockneten 
Tones ein Erwärmen bis zu etwa 110 bis 120° C. Sieht man von den Tem
peraturen ab, die bei dem Trocknen in freier Luft zur Verfügung stehen und 
einer Regelung nicht zugänglich sind, so können für verschiedene Trocken 

1 H. Grothe,' Die Appretur der Gpweb('. Berlin 1882, S. 598. 
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:zwecke etwa die folgenden Werte als Höchsttemperat.uren bezeichnet 
werden: 

Für nasse Rübenschnitzel . . 
" halbtrockene Tonwaren . 

Salz ..... . 
.. feuchte Tonwaren . 
., Malz . . . . . . . 
" Garne und Gewebe . 
" Stärke .. 
,. Leimgallert . . . . 

t = 200 bis 400° C 
t = HO " 120° 
t = 90 " 100° 
(= 10" 80° 
t = 60° 
t = 35 bis 60° 
t = 30° 
t = 20 bis 25° 

Wird die bei dem Trocknen aufzuwendende Wärme künstlich erzeugt, 
~o bilden die verschiedenen Brennstoffe die Wärmequellen. Die heißen, von 
ihnen ausgehenden Verbrennungsgase treten entweder, nachdem sie auf 
300 bis 400° abgekühlt worden sind, unmittelbar mit dem Trockengut in 
Berührung, oder sie werden in Lufterwärmungsapparaten (Caloriferen) zum 
Erwärmen von Luftmassen verwendet, die das Trockengut umspülen. Auch 
dienen sie der Erzeugung gespaimten Wasserdampfes, der entweder unmittel
bar unter Benutzung besonderer Heizapparate zur Erwärmung der das 
trocknende Mittel bildenden Luft dient oder als Abdampf von Dampfkraft
maschinen nach dem Entölen bzw. als Brüden von Kochapparaten 1 zu Trocken
zwecken Verwendung findet. Es ist auch vorgeschlagen worden, die heißen 
Abfallwässer der .Zuckerfabriken, die nach K nauerauf je 100 kg verarbeitete 
Zuckerrüben etwa 70000 WE entführen, zu Trocknungszwecken nutzbar 
zu machen 2. In besonderen Fällen erhalten die mit Dampf oder Heißwasser 
gespeisten Heizapparate eine solche Gestaltung, daß sie das Trockengut 
selbst aufnehmen bzw. stützen und durch ihre Heizfläche den Wärmeüber
gang an dieses vermitteln. Auch in diesem Falle ist es neben der von dem 
Heizkörper ausgehenden Wärmestrahlung im großen und ganzen die Luft, 
welche die Wärme an das Trockengut überträgt. 

Dem Wärmeaustausch zwischen der warmen Trockenluft und dem 
Trockengut sind solche Formen des letzteren besonders günstig, die mit einer 
kleinen Masse eine große der Berührung durch die Luft sich bietende- Ober
fläche verbinden. Diesem entsprechen am vollkommensten kleinstückige 
Haufwerke, die entweder, wie Staubkohle, Getreidekörner, Stroh u. dgl., 
natürlichen Ursprungs sind, oder wie Rübenschnitzel, Biertreber, Dungsalze 
u. dgl., durch Zerkleinerung entstehen bzw. unmittelbar als Erzeugnisse 
bestimmter Fabrikationen erhalten werden. Es entsprechen einem guten 
Wärmeaustausch aber auch solche Formen des Trockengutes, die wie Gewebe 
und Papier mit einer großen Flächenausdehnung eine geringe Schichtdicke 
verbinden und daher leicht von der warmen Luft durchdrungen werden. 
In allen diesen Fällen ist die körperliche Beschaffenheit des Trockengutfs 
zugleich der Abstoßung der durch die Verdampfung der Flüssigkeit entstehen 
den Dämpfe günstig. 

1 DRP. Nr. 91497 vom 29. Januar 1896. 
2 DRP. Nr. 10 956 vom 5. Februar 1880. 
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In anderen Fällen, wo die warme TrockenlJlft infolge der Massendichte 
des Trockengutes dieses nur schwer zu durchdringen vermag, und die Ober
fläche im Vergleich zur Masse verhältnismäßig klein ist, wie bei Schnittholz, 
Tonziegeln u. dgl. geformten Trockengut, müssen die hierdurch entstehenden 
Schwierigkeiten durch eine Verlängerung der Trockendauer überwunden wer
den. Mit dem Trocknen solchen Gutes ist leicht die Gefahr verbunden, daß 
die Oberflächenschichten rascher entflüssigt werden als der Kern, so daß 
hierdurch hervorgerufene Spannungen im Innern der Trockenstücke zu un
gleichem Schwinden und damit zum Werfen oder Rissigwerden der Stücke 
führen. Im allgemeinen kann dieser Gefahr durch eine geeignete, den Luft
umlalJ.f fördernde Stapelung der Trockenstücke sowie durch Benutzung 
niedriger Trockentemperatur entgegengewirkt werden. Um das Trocknen 
größerer Holzkörper zu beschleunigen, ist vorgeschlagen worden, dieselben 
bei hoher Temperatur mit einem starken Außendruck zu belasten, der den 
inneren Spannungen und damit der Rissebildung entgegenwirkt!. 

Haufwerk bildendes Trockengut wird stets in schichtweiser Lagerung 
dem Trocknen unterworfen. Hierbei wird die Höhe der Schichtung um so 
kleiner gewählt, je kleinkörniger das Haufwerk ist und je dichter es lagert, 
um die Widerstände zu beschränken, welche das Eindringen der Trockenluft 
und das Abfließen der sich im Innern der Haufwerkmasse entwickelnden 
Dämpfe behindern. Auch kann bei kleinkörnigen Haufwerken, wie Salz, 
Getreide, Braunkohle u. dgl., der Wärmezutritt und der Abzug der entstehen
den Wasserdämpfe, des sog. Wrasens, Schwadens, Brüdens, Brodens 
oder B ro dem s, durch Durcheinandermischen des geschichteten Gutes während 
des Trocknens erleichtert werden. Besonderen Vorteil gewährt die Umlagerung 
bei dem Eintrocknen klebriger Stoffe sowie bei Gemischen aus Grob- 'und 
Feinkorn, wo es die rascher trocknenden Feinkornteile vor dem Übertrocknen 
und einer zuweilen damit verbund.enenZersetzung (Braunkohle) durch wieder
holtes Einhüllen durch den Wrasen schützt. A.uch finden sich Vorschläge, 
welche das zeitweise Absieben der genügend getrockneten feinen Haufwerk
teile empfehlen, um sie vor dem übertrocknen zu schützen 2. 

Die auf das Trockengut zu übertragende Wärmemenge ist durch die 
Menge des Trockengutes, dessen EigeI}art, die während des Trocknens ein
tretende Temperaturänderung und den verlangten Grad der Trocknung 
bestimmt. . 

Die Eigenart des Trockengutes wird durch dessen Wassergehalt am Beginn 
des Trocknens und die spezifische Wärme der in dem Gut enthaltenen trok
kenen Substanz, der Grad der Trocknung durch die Wassermenge gekenn
zeichnet, die am Ende des Trocknens im Trockengut verbleibt. Der Wasser
gehalt wird in Gewichtsprozenten angegeben und entweder auf das Gewicht 
des nassen Stoffes oder auf das Gewicht der in diesem enthaltenen Trocken
substanz berechnet. Er beträgt beispielsweise, wenn auf das Naßgewicht 
des Trockengutes bezogen, 

1 DRP. Nr. 88235 vom 9. Februar 1896. 
2 DRP. Nr. 84 665 vom 17. November 1894. 
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vor dem Trocknen: 
für frisch gestochenen Torf. .'. . . 
" ausgelaugte Rübenschnitzel . . . . 
" Futtermittel (Krautblätter usw.). . 
" Kartoffeln. . . . . . . . . . . . 
" frisch ausgelaugte Lohe, Farbholzspäne 
.. Braunkohlengrus . . . . 
" frisch gcfälltes Nadelholz 

" " " Getreide. . 
fetten Ton 

" Mergel . 
" Kalkstein . 

Laubholz 

nach dem Trocknen: 
für lufttrockenen . Torf 
" lufttrockenes Holz 
" Futtermittel. . . 
" Kartoffelschnitzel 
" Braunkohlengrus . 

85 bis 90. v. H. 
85 ., 88 
80 85 
70 " 75 
50 60 
40 " 60 
45 55 
30 50 
10 30 
20 30 
15 20 
9 " 15 

30 bis 35 v. H. 
10 " 20 
12 15 
12 15 
10 12 

137 

Set.zt sich das rohe Trockengut aus GI kg trockenen Stoffes und 
m . 

0 0 = - GI kg Wasser zusammen und soll der Wassergehalt des Gutes 
• 100 

nach dem TrockneR noch G~ = ~ GI kg betragen, bezeichnet ferner 
100 

c die spezifische Wärme des trockenen Gutes, 
tl O die Temperatur am Beginn, 
t2 ° die Temperatur am Ende des Trocknens, 

EO findet sich 
1. die zur Temperaturerhöhung der Trockensubstanz von t1° auf t2 c 

erforderliche Wärmemenge 

W1 = CG1 (t2 - t1) WE; 

2. die zur Erwärmung des mit der Trockensubstanz gemischten Wassers 
von t1 suf t2 0 erforderliche Wärmemenge 

m 
W2 = 100 GI (t2 - t1 ) WE; 

m-n . 
3. die zur Umwandlung der 100 GI kg Wasser von t2° in Dampf 

von der gleichen Temperatur erforderliche Wärmemenge 
m-n . 

Ws = '100 GI (606,5 - 0,695 t2 ) WE. 

Somit beträgt der ganze für das Trocknen erforderliche Wärmeaufwand 

GI 
W = W1 + W'2 + Wa = 100 [(100 c +m) (t2 -t1 ) + (m-n) (606,5-O,695t2 )] WE. 

Ist z. B. der Wassergehalt in 1000 kg BrallI1kohle durch Trocknen von 
57 v. H. auf 13 v. H. zu vermindern und ist hierbei das Trockengut von 
10 0 auf 82° zu erwärmen, so berechnet sich die erforderliche Wärmemenge 
wie folgt: 
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und 

Es entsprechen 57 v. H. Wassergehalt von 1000 kg Rohkohle 
57 

---- . 1000 = 570 kg Wasser 100 . 

GI = 1000 - 570 = 430 kg Trockensubstanz, 

mithin folgt der Wassergehalt m in v. H. der Trockensubstanz aus 
m 

570 =- ·430 zu 
100 

m = 132,6 v. H. 
Ist ferner 

13 
W = 100 (430 + w) = 64,2 kg 

n 
der Wassergehalt der getrockneten Kohle, so ergibt sich aus 64,2 = 100.430 

der Wassergehalt n in v. H. der Trockensubstanz zu 

n = 14,9 v. H., 
mithin 

m - n = 132,6 - 14,9 = 117,7 Y. H. 

Schließlich berechnet sich hiermit der für das Trocknen erforderliche 
Wärmeaufwand 

W = ~~~ [(100.0,656 + 132,6) (82 - 10) + 117,7 (606,5 - 0,695.82)] 

= 339520,69 WE. 

Das dem Trockengut durch Wärmezufuhr entzogene Wasser geht in 
Dampfform in die das Gut umgebende Luft über. Es muß daher, um den 
stetigen Verlauf des Trocknens zu sichern, dauernd für einen entsprechenden 
Luftwechsel Sorge getragen werden. Die Aufnahmefähigkeit der Luft für 
Wasserdampf hängt hierbei von ihrem jeweilig vorhandenen absoluten und 
relativen Feuchtigkeitsgehalt W a und W r ab. Sie steigt bei wachsender Tem-

. OW 
peratur, da der absolute Wassergehalt W a = ' --p- kgjcbm (p = Spannung 

273 + t 
des Wasserdampfes in Millimetern Quecksilbersäule, t = Temperatur in Grad 
Celsius) im umgekehrten Verhältnis zur Temperatur der Luft steht, und sinkt 
mit der Abkühlung der Luft. Um daher die Aufnahmefähigkeit der Luft 
voll auszunutzen, ist die Trockentemperatur so hoch zu wählen als es die Eigen
schaften des Trockengutes und die Wirtschaftlichkeit des Trockenbetriebes 
gestatten. Unterhalb dieser Grenze regelt der relative Feuchtigkeitsgehalt 
die Aufnahmefähigkeit der Luft, indem er von einem möglichst niedrigen 
Anfangswert w~ zu einem möglichst hohen Endwert w' gesteigert wird. 
Hierbei erreicht die dem Trockengut entzogene und von der Luft aufge
nommene bzw. abgeführte Wassermenge die Größe 

W" w' (w" - w,·) 
W = IOÖ W a -10~ Wa = W a ~ioo ' kg/ebm. 
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1. Das Trocknen in freier Luft. 
Wenn es genügt, dem Trockengut nur einen Teil seines Feuchtigkeits

gehaltes zu entziehen und wenn die Anwendung einfacher billiger Trocken
einrichtungen, deren Unterhalt und Betrieb nur einen geringen Kostenauf
wand verursacht, den wirtschaftlichen Nachteil aufwiegt, der im allgemeinen 
mit einer Verlängerung der Trockendauer verbunden ist, so kann das Trocknen 
im Freien unter dem nur wenig beherrschbaren Einfluß der Witterungsver
hältnisse, insbesondere unter dem Wechsel von Sonnenschein, Regen und 
Wind, mit mehr oder weniger Vorteil Anwendung finden. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn das zu trocknende Gut an sich nur einen geringen Stoff
wert besitzt, der die Aufwendung hoher Betriebskosten nicht lohnt, oder 
wenn der Trockenvorgang an unregelmäßig sich folgende Zeiträume gebunden 
ist und die zu trocknende Stoffmenge zeitlich größeren Schwankungen unter
liegt. Derartige Voraussetzungen finden sich insbesondere bei dem Betrieb 
von Torfgräbereien, der Herstellung von Kohlensteinen aus staub- und 
grusförmigerBraunkohle, den Lehm- und Tonziegeleien, der Aufbereitung 
von Schnitt- und Brennholz, dem Trocknen von Garnen, Geweben und Be
kleidungsstücken nach dem Waschen, Bleichen und Färben usw. vor. 

Zuweilen wird das mit dem Trocknen verbundene längere Lagern des 
Trockengutes an der Luft unter dem wechselnden Einfluß des Sonnenlichtes 
und Regens zur Erreichung besonderer Nebenzwecke benutzt, die auf ge
wissen chemisch-physikalischen Umänderungen der Stoffe beruhen. Es 
sei nur an das mit dem Trocknen zuweilen verbundene Bleichen leinener und 
baumwollener Gewebe erinnert, welche zu dem Zweck in wagrechter Lage 
auf dem Rasen des Trocken- oder Bleichplanes ausgebreitet werden, 
um sie dadurch der Sonnenbestrahlung besser zugänglich zu machen und deren 
Trocknung durch zeitweises Besprengen mit Wasser absichtlich wiederholt 
unterbrochen und dadurch verzögert wird. Oder man denke an das Auslaugen 
und Zerstören der im frischgefällten Holze enthaltenen Saftbestandteile durch 
Regenniederschläge, das ohne Anwendung besonderer Schutzeinrichtungen 
mit dem Lagern im Freien verbunden ist. 

Der Grad der Austrocknung, der durch längeres Lagern des Trocken
gutes in freier Luft erreicht werden kann, ist ebenso wie die auf das Trocknen 
zu verwendende Zeit in erster Linie abhängig von dem Wärme- und Feuchtig
keitsgehalt der Luft und einem zeitweise oder stetig vorhandenen Luftwechsel. 
Trockengut, dessen Wassergehalt bis auf einen mittleren Wert der Luft
feuchte durch Lagern in freier Luft herabgesetzt wurde, wird I ufttroc ke n 
genannt. Der erlangte Feuchtigkeitsgehalt steht hierbei im geraden Ver
hältnis zu der hygroskopischen Beschaffenheit des Trockengutes und schwankt 
beispielsweise bei Braunkohlengrus etwa zwischen 11 bis 15 v. H., bei Holz 
zwischen 20 bis 30 v. H. 

Sowohl der absolute als auch der relative Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
und damit deren Aufnahmefähigkeit für Wasserdämpfe wechseln mit der 
geographischen Lage des Beobachtungsortes und der Jahreszeit. So ent
sprachen z. B. den genannten Größen im Jahre 1912 für die Beobachtungs-
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orte Dresden (113,5 m über N.O.) und Altenberg i. E. (746,5 m über N.O.) 
die im folgenden angeführten Mittelwertel. 

Es betrug in den Monaten März bis August i September bis Februar 
I 

die Lufttemperatur } 113,5 m über N.O. +7 bis +20 -2 bis +10 
in 0 C 746,5 m über N.O. +3 " +16 -5 

" +6 

die absolute Feuchtig. } 113,5 m über N.O. 0,008 bis 0,017 0,004 bis 0,009 
keit in kg/cbm 746,5 m über N.O. 0,006 

" 
0,014 0,003 

" 
0,007 

die relative Feuchtig. } 113,5 m über N.O. I 62 bis 75 76 bis 81 
keit in v. H. 746,5 m über N.O. i 79 

" 
91 89 " 99 

Wie der in der höheren Temperatur zum Ausdruck kommende größere 
Wärmegehalt der Luft, so sprechen auch die vorhandene größere absolute 
und geringere relative Feuchtigkeit nach dieser Zusammenstellung dafür, 
daß für das Trocknen im Freien die Verhältnisse unabhängig von der Höhen
lage des Trockenortes während der Sommermonate März bis August im all
gemeinen günstiger liegen als in den Wintermonaten September bis Februar. 

Eine wesentliche Förderung erfährt das Trocknen im Freien durch eine 
geeignete Wahl des zum Ausbreiten des Trockengutes dienenden Trocken
platzes. Insbesondere erweist sich eine freie Lage des Platzes von Vorteil, 
sofern sie den Sonnenstrahlen den Zutritt zum Trockengut gewährt und dieses 
umspülende Windströmungen einen steten Luftwechsel veranlassen. Einer
seits wird hierdurch die Verdunstung des in dem Trockengut befindlichen 
Wassers gefördert, und andererseits wird die mit Wasserdämpfen beladene 
Luft durch neue, für die entstehenden Dämpfe aufnahmefähige trockene 
Luft ersetzt. 

Je nach der Art des Trockengutes ist dessen Au.sbreitung auf dem Trocken
platz verschieden. Während Gewebe und diesen ähnliche Stoffe im allgemeinen 
auf wagerecht gespannten Leinen oder Stangen hängend dem Trocknen unter
worfen werden und nur in besonderen Fällen, wenn mit dem Trocknen noch 
besondere Nebenzwecke erreicht werden sollen, wie z. B. beim Bleichen 
von Geweben, auf dem Boden ausgebreitet werden, 1st letzteres bei stückigem 
Trockengut die Regel. Dieses wird in einfacher oder mehrfacher Schichtung 
unmittelbar auf dem Boden oder auf besonderen, diesen bedeckenden Trocken
brettern derart verteilt, daß die bewegte Luft freien Zugang zu den einzelnen 
Stücken findet. Dabei bieten Bretterunterlagen den Vorteil, daß sie das 
Trockengut der Einwirkung der Bodenfeuchtigkeit entziehen und dadurch 
zur Beschleunigung des Trockenvorganges . beitragen. Zugleich erleichtern 
sie das Zu- und Abtragen des Trockengutes zum Trockenplatz. Zuweilen wer
den, um die Fläche des Trockenplatzes besser ausIlunutzen, feststehende oder 
versetzbare Trockengerüste (Abb. 140) benutzt, welche aUf 4 bis 5 über
einanderliegenden und zur Förderung des Luftwechsels zuweilen rostartig 
durchbrochenen Trockenbrettern das stückige Trockengut aufnehmen. Um 

1 Berechnet nach dem Deutschen Meteorologischen Jahrbuch. 
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ein gleichförmiges Durchtrocknen des Gutes zu erzielen, ist es erforderlich, 
dasselbe von Zeit zu Zeit zu wenden, so daß alle Teile desselben gleichmäßig 
den der Trocknung günstigen Verhältnissen ausgesetzt werden. 

Läßt die Sonnenbestrahlung ein zu rasches Austrocknen der Außen
schichten des Trockengutes befürchten, so daß diese rissig und brüchig werden 
oder Formänderungen des Gutes eintreten, 
so nötigt dies, das Trocknen im freien Ge
lände nur auf eine Vortrocknung zu be
schränken und für das Fertigtrocknen über
deckte Trockenplätze zu benutzen, auf denen 
die Besonnung des Gutes verhindert und 
dasselbe der bei freier Lagerung zeitweilig 
wiederkehrenden Durchfeuchtung durch Tau, . 
Regen und Schnee entzogen wird. Die hier
für dienenden .. Einrichtungen werden 
Trockenschuppen genannt. Sie sind 
meist nach Abb. 141 aus Holz erbaut und 
bestehen je nach der Größe und dem beab
sichtigten Fassungsraum aus zwei oder vier 
Reihen Tragsäulen, die ein einfaches, durch ~~~~~~~~~~~~~ 
Winkelbänder versteiftes Sparrenwerk tragen, ~ 

Abb. 140. Trockengerüst. 
das einer überragenden Dachverschalung 
oder einem mit Ziegeln abgedeckten Lattenwerk zur Unterstützung dient. 
Der durch die Säulenstellung umgrenzte und von dem Dach überdeckte 
Raum wird vielfach durch jalousieartig angeordnete Wandverkleidungen um
schlossen, deren Verstellen den Luftzutritt zum Trockengut regeln läßt. 

Abb. 141. Trockenschuppen. 

Diese Verkleidungen bestehen in den einfachsten Fällen aus Strohmatten, 
die zum Zweck des Lüftens aufgehoben und durch Strebhölzer abgestÜtzt 
werden. Dauerhaftere Wandverkleidungen werden aus senkrecht oder besser 
wagerecht angeordneten schmalen Brettern gebildet, die bis zu etwa 2 m 
Länge erhalten und sich bei geschlossener Wand schuppenartig übergreifen. 
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Dieselben sind von einem Rahmen umschlossen und in diesem um Zapfen 
ihrer Schmalseiten drehbar. Innerhalb' eines jeden Rahmens sind die Bretter 
durch eine Zugstange verbunden, durch deren Verschiebung sie gleichzeitig 
in die Öffnungs- oder Schließstellung gebracht werden können. Schmaler 
und hoher Bau des Schuppens bzw. der Aufbau einer Laterne auf dem Dach 
fördern die Durchlüftung. Innerhalb des Schuppens werden die für die 
Aufnahme des Trockengutes bestimmten Gerüste reihenweise und den 
Schmalseiten des Schuppens gleichlaufend aufgestellt, so daß schmale Gänge 
zwischen ihnen verbleiben,' die dem Ein- und Austragen des Trockengutes 
dienen. Die Anzahl der aufzustellenden Gerüste bestimmt hiernach die Länge 
des Trockenschuppens, die in Ziegeleien selten über 80 m, in Torfgräbereien 
aber auch bis 200 m und mehr beträgt. 

Die Trockengerüste der Schuppen bestehen aus sog. Gerüstleitern, das 
sind paarweise stehende senkrechte Pfosten, die leiterartig durch überragende 
wagerechte Streben verbunden sind. Auf diesen Streben ruhen zu beiden Seiten 
der Pfosten in der Längenrichtung des Gerüstes liegende Latten, die das 
Trockengut entweder unmittelbar aufnehmen oder den dasselbe tragenden 
Trockenbrettern zur Stütze dienen. Zuweilen stehen die Gerüste auf kleinen 
Gleiswagen und sind zum Zweck leichteren Besetzens und Entleerens mit 
kippbaren Tragplatten für das Trockengut versehen 1. Der gegenseitige Höhen
abstand, die Zahl der übereinanderliegenden TrockelllattE:1npaare und damit 
die Höhe der Gerüste richtet sich nach der Größe der zu trocknenden Form
stücke. 

In den Trockenschuppen der Ziegeleien werden beispielsweise bei acht
facher Ubereinanderlagerung der Ziegeln oder rd. 4 m Höhe der Gerüste auf 
1 qm Bodenfläche des Schuppens etwa 100 bis 110 Stück Ziegel aufgestellt, 
wobei die oberen Trockenlatten von Laufbrettern aus besetzt werden, die 
in etwa halber Höhe an den Gerüsten entlanggeführt sind. 

2. Das Trocknen mit künstlicher Wärme. 
Infolge der zeitlicli ungleichen Wärmeverteilung, der nach aufwärts 

nicht beeinflußbaren Höhe der Trockentemperatur, des stetigen Wechsels 
der Dunstverhältnisse der Atmosphäre, der nicht regelbaren Luftströmungen, 
kurz aller das Trocknen von Stoffen berührenden äußeren Umstände, ist 
das Trocknen in freier Luft mit Nachteilen verknüpft, die es in vielen Fällen 
unmöglich machen, es ohne wirtschaftliche Schädigung industriellen Betrieben 
anzugliedern, für die das Trocknen der Rohstoffe, Zwischen- oder Ganz
erzeugnisse Notwendigkeit ist. Für diese bietet das Trocknen mit künstlich 
erzeugter Wärme in der Möglichkeit der günstigsten Wahl und Anpassung 
aller den Trockenvorgang beeinflussenden und abkürzenden Verhältnisse 
so namhafte Vorteile, daß es für sie unentbehrlich geworden ist. Hiermit 
in Zusammenhang steht die hohe Entwicklung, welche sowohl die verschie
denen Trockenverfahren als auch die zu ihrer Ausübung bestimmten tech-

1 DRP. Nr. 195343 vom 16. Februar 1906. 
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nischen Einrichtungen, die Trockenapparate und Trockenmaschinen, 
erfahren haben. Der Unterschied zwischen beiden ist nur ein scheinbarer, 
sofern im technologischen Sinne von einem maschinellen Trocknen nicht ge
sprochen werden kann. Es sind vielmehr auch die sog. Trockenmaschinen 
nur Trockenapparate, bei denen mechanische Förder- oder Transportein
richtungen benutzt werden, das Trockengut in möglichst günstiger Weise 
durch den Trockenraum oder vorüber an den HEizflächen der die Wärme 
für das Trocknen spendenden Heizkörper zu führen. Überblickt man die 
verschiedenen, der Ausnutzung künstlich erzeugter Wärme dienenden Trocken
einrichtungen, so treten zwei Hauptgruppen von Apparaten hervor: die 
Warmlufttrockner und die Heizflächentrockner, aus denen sich 
einerseits die Kammer-, Kanal- und Schachttrockner, andererseits 
die Platten- und Walzentrockner sondern lassen. 

IX) Die Warmlufttrockner. 
Allen Trockenapparaten, die mit künstlich erwärmter Luft arbeiten, 

ist eine Strömungsbewegung der Luft eigen, die entweder mittels saugender 
Schornsteine oder als Sauger oder Bläser benutzter Ventilatoren und Strahl
gebläsen hervorgerufen wird. In den Fällen, wo eine teigige Beschaffenheit 
des Trockengutes das Trocknen erschwert oder wo das Trocknen bei einer 
Temperatur vorgenommen werden muß, die kleiner ist als die Siedetempe
ratur der abzuscheidenden Flüssigkeit, bezweckt diese Luftbewegung nicht 
nur die Entfernung der mit Feuchtigkeit beladenen Luft aus dem Trocken
raum, sondern zugleich auch eine Verminderung des Luftdruckes in diesem 
oder die Erzeugung eines sog. Vakuums. Solche Va k u u m troc k ner finden 
vorzugsweise in chemischen Industrien, bei der Erzeugung von Sprengstoffen, 
beim Eintrocknen von Lösungen, Extrakten und Laugen usw. Anwendung. 
In allen anderen Fällen kommt der Luftbewegung die alleinige Aufgabe zu, 
neue der Verdampfung des flüssigen Anteiles des Trockengutes dienende 
Wärme dem Trockenraum zuzuführen und die von der Luft aufgenommene 
Feuchtigkeit stetig zu entfernen. Es findet somit innerhalb des der Trocknung 
dienenden und das Trockengut enthaltenden Trockenraumes ein steter Luft
wechsel statt, indem neu eintretende, in einem Heizraum erwärmte und 
relativ trockene Luft die abgekühlte feuchte Luft aus dem Trockenraum ins 
Freie verdrängt oder durch einen Kondensator treibt, in dem sie vor ihrem 
Wiedereintritt in den Heizapparat entwässert wird 1. 

In der abfließenden Luft ist die Feuchtigkeit in Dampfform enthalten. 
Sie entführt daher dem Trockenraum, obgleich sie an dessen Wandungen und 
an das Trockengut Wärme abgab, noch erhebliche Wärmemengen ungenutzt. 
Bemühungen, auch diese Wärmemengen, die sich aus der fühlbaren Wärme 
des Dampf-Luftgemisches und der bei der Verdampfung des im Trockengute 
enthaltenen Wassers aufgewendeten Verdampfungswärme zusammensetzen, 
noch für den Trockenvorgang nutzbar zu machen, haben zur Ausbildung neuer 
Trockenverfahren geführt. 

1 DRP. Nr. 3857 vom 3. April 1878. 
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Nach denjenigen dieser Verfahren, welche nur die Nutzbarmachung 
der fühlbaren Wärme des aus der Trockeneinrichtung austretenden Dampf
Luftgemisches anstreben, wird ein Teil der Trockenluft dauernd in einem 
Kreislauf zwischen Heizraum und Trockenraum erhalten. Hierbei erfährt 
die den letzteren noch mit hoher Temperatur verlassende feuchte Luft im 
Heizraum oder an besonderen in den Trockenraum eingestellten Heizkörpern 
eine Nacherwärmung, durch die sie wieder auf die für den beabsichtigten 
Verlauf des Trockenvorganges erforderliche Eingangstemperatur gebracht 
und ihr relativer Feuchtigkeitsgehalt herabgedrückt wird. Der andere Teil 
der die Trockenkammer verlassenden Feuchtluft wird ins Freie entlassen 
und derart bemessen, daß er zur Abführung der von der Luft aufgenommenen 
Feuchtigkeit genügt. Er wird durch Zuführung einer entsprechenden Menge 
frischer trockener Luft ersetzt, die sich mit dem feuchten Luftstrom vor dem 
Eintritt in den Heizapparat mischt. 

Andere Trockenverfahren streben die Nutzung des gesamten Wärme
inhaltes der den Trockenraum verlassenden warmen Feuchtluft an, inqem 
sie durch die Kondensation des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes 
auch die Verdampfungswärme für die Beheizung des Trockenraumes frei 
machen. Sie erreichen dies, indem sie dauernd mit frischer Trockenluft 
arbeiten und diese kühle Luft nach ihrem Eintritt· an der kältesten Stelle 
des Trockenraumes bei ihrer Bewegung gegen den Heizapparat an Konden
sationseinrichtungen vorbeiführen, durch welche die in der Nähe des Heiz
apparates entnommene feuchtwarme Trockenluft vor ihrem Austritt ins 
Freie streicht 1. 

Das Fließen der TrockenlUft innerhalb des Trockenraumes hat vom 
Eintritt zum Austritt fortschreitend eine Zunahme der Abkühlung des Luft
stromes unter gleichzeitiger Steigerung seines Feuchtigkeitsgehaltes zur Folge. 
Beides bedingt die Abnahme der Wirkungsfähigkeit der Trocke~luft und 
daher einen solchen Verlauf der Austrocknung des den Trockenraum füllenden 
Trockengutes, daß es längerer Zeit bedarf, um diesem die Feuchtigkeit an 
allen Stellen gleichmäßig zu entziehen. Auch liegt die Gefahr nahe, daß sich 
die frisch eintretende warme Trockenluft an dem feuchten Trockengut bald 
soweit abkühlt und mit Feuchtigkeit sättigt, daß sie weiterhin eine Trocken
wirkung nicht mehr auszuüben vermag und, wenn die Temperatur bis unter 
den Taupunkt sinken sollte, sich Wasser auf dem Trockengut niederschlägt. 
Diese Gefahr wächst mit der Verlängerung des Trockenweges und der Quer
schnittsvergrößerung des Luftstromes. Ihr vorzubeugen und zugleich den 
Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch zwischen der Trockenluft und dem 
Trockengut zu fördern, erweisen sich die richtige Wahl der Eintrittstemperatur 
der Luft, das Einführen warmer Luft an geeigneten Stellen des Luftweges, 
das innige Durchrnischen der strömenden Luft und eine absetzende oder stetig 
fortschreitende Bewegung des Trockengutes durch den Trockenraum als 
geeignete Mittel. Hierbei folgt die Bewegung des Trockengutes im allgemeinen 
dem Luftstrom und ist diesem gleich- oder entgegengesetzt gerichtet. Die 

1 DRP. Nr. 77 758 vom 5. September 1893. 
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verschiedenen Trockenapparate sind hiernach entweder Nichtstromapparate, 
wenn eine fortschreitende Bewegung des Trockengutes in ihnen nicht erfolgt, 
oder ES sind Gleichstromapparate, Gegenstromapparate oder Verbindungen 
beider, wenn ein Fortschreiten <;les Trockengutes stattfindet. Eine andere 
Einteilungsgepflogenheit legt die Form des Trockenraumes zugrunde und 
unterscheidet Trockenkammern, Trockenkanäle und Trockenschächte oder 
Trockentürme. 

Der wirtschaftliche Betrieb der Trockeneinrichtungen erfordert die 
tunlichste Abschließung des Trockenraumes gegen Wärmeverluste, also den 
Umschluß des Trockenraumes mit Wänden von geringer Wärmed'urchläsBig
keit. Holzbretter und Ziegelmauerwerk, bei kleinen Ausführungen auch 
Asbestplatten; kommen in erster Linie bei der Herstellung der Wandungen 
in Betracht. Durch Anlage, von Doppelwänden, welche Luftschichten oder 
einen paSsenden, die Wärme schlecht leitenden Füllstoff, wie Filz, Torfmull, 
Kork, Kieselgur u. dgI., einschließen, wird der Wärmeabschluß erhöht. Die 
Füllschicht wird in ungefähr 140 mm Stärke ausgeführt. Bei stärkeren 
Mauern ist es zweckmäßig, die Luft- oder Füllschicht der Innenseite näher 
zu legen als der Außenseite. Mehr als 2 1/ 2 Steine starke Mauern werden mit 
Vorteil auch durch zwei und mehr gleichlaufende Luftschichten isoliert. 
'Zur Herstellung von ;Fußböden begehbarer Trockenräume erweist sich eine 
Steinplattenlage auf einer Koksschicht empfehlenswert, von denen die letztere 
zum Schutz gegen das Eindringen von Bodenfeuchtigkeit auf einer Lage 
'Zementbeton ruht. Feuerfeste Abdeckungen wer!1en zweckmäßig aus porigen 
Steinen zwischen I-Trägern gewölbt und 300 bis 400mm dick mit einem 
isolierenden Füllstoff überdeckt, den eine Schalung oder Dielung schützt. 

Die Berechnung der Wärmeleitung durch die den Trockenraum umschlie
ßenden Wandungen fußt auf der Kenntnis der einer bestimmten Bauart der 
Wand zukommenden Fähigkeit, Wärme aufzunehmen, fortzuleiten und an 
die kühle Außenluft abzugeben. Die diese Fähigkeit ausdrückenden Zahlen 
sind Erfahrungswerte, die sich in ziemlicher Ausführlichkeit in den Werken 
von Peclet 1 und VaMrius2 verzeichnet finden. Sie allgemein zu verwenden, 
ist um so gewagter, als sie teils von der Oberflächenbeschaffenheit der Wan
dungen, teils von der Art des Baustoffes abhängen, also von Umständen, 
die für jeden Einzelfall besondere sind. Ihre Benutzung wird daher den 
betreffenden Rechnungsergebnissen immer eine mehr oder, weniger große 
Unsicherheit verleihen, so daß' es nicht selten geboten erscheint, der Berechnung 
der Wärmeübertragung überhaupt nur einen Durchschnittswert für die 
Wärmeüberführungszahl zugrunde zu legen. 

(X (X) Die N ichtstromtroc kner . 
Das wesentliche Merkmal des Nichtstromtrockners bildet das Fehlen 

der fortschreitenden Bewegung des Trockengutes während des Trocken-

1 E. Peclet,' Traitll de 10. cha1eur. Paris 1843. - E. Peclet,' Nouveaux Documents 
re1atifs au chauffage et a. 10. ventilation. Paris 1853. 

2 H. Valeri/M,' Les applications de la cha1eur. 2. Aufl. Bruxelles 1867. 
Fische r, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 10 
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vorganges. Dasselbe verharrt vielmehr so lange am Ort, bis ein bestimmter 
Grad der Trocknung erreicht ist, und wird währenddessen von der strömenden 
warmen Trockenluft umspült oder durchdrungen. Letzteres ist insbesondere 
bei Geweben und bei Haufwerken der Fall, die auf durchbrochenen Darr
platten oder Trockenhorden geschichtet ausgebreitet sind. Die Dicke 
der Schicht kann hierbei für locker liegendes grobes Haufwerk größer gewählt 
werden als für dichtlagerndes Feinkorn, richtet sich aber in jedem Fall 
in erster Linie nach dem Druck und der verlangten Strömungsgeschwindigkeit 
der Warmluft bei dem Durchdringen der Schicht. Die zur Stützung des 
Trockengutes dienenden Horden sind entweder in Rahmen gefaßte, mit nach 
unten erweiterten Rund- oder Schlitzlöchern versehene Blechplatten, oder 
es sind in besonderer Bindung aus starkem Eisendraht hergestellte Roste. 
oder sie werden aus einem Draht- oder Fadennetz bzw. Gewebe gebildet. 

Die Gleichförmigkeit der Feuchtigkeitsentziehung wird, insbesondere 
bei dicker Schichtlage, von Zeit zu Zeit durch Umschaufein von Hand oder 
mittels Wendemaschinen, letzteres z. B. bei den Malzdarren der Mälzereien 
und Brauereien, unterstützt. Zuweilen wird der gesamte Trockenverlauf 
auf mehrere Horden derart verteilt, daß auf den zuerst benutzten ein Vor
trocknen erfolgt und die letzten, die zugleich einem wärmeren Luftstrom aus
gesetzt sind, dem Fertigtrocknen dienen. Auch hierfür bilden die Malzdarren 
geeignete Beispiele, sofern bei ihnen zwei bis drei, meist zwei Horden über
einanderliegen, von denen die obere, die Schwelkhorde, zum Zweck des Vor
trocknens mit dem Grünmalz beschickt wird. 

Großstückiges Trockengut, insbesondere Formgut, wie Tonwaren, Gieß
formen u. dgl., wird im Trockenraum so aufgestellt und durch kleinflächige, 
kantige oder stiftförmige Unterlagen unterstützt, daß es von der warmen 
Luft möglichst allseitig berührt wird. Garne, Gewebe und anderes groß
flächig ausgedehntes Trockengut erfährt zuweilen von Zeit zu Zeit durch 
Wenden und Weiterhängen einen Lagenwechsel, welcher die StützsteIlen 
freilegt, damit die Trockenluft auch sie zu bestreichen vermag. 

Die Bauformen der Nichtstromtrockner sind im allgemeinen einfach und 
wenig vielgestaltig. Vielfach ist 'es ein von Wänden umschlossener kammer
förmiger Raum (T,rockenkammer, Trockenstube, Trockenhaus), der 
in bestimmter Weise von der Trockenluft durchströmt wird und Einrichtungen 
zur Aufnahme des Trockengutes enthält. Das Ein- und Ausbringen des Gutes 
erfolgt durch luftdicht schließende Türen, die bei größeren Trockenkammern 
auch das Betreten dieser gestatten. Besonders einf~ch gestaltet sich zuweilen 
die Einrichtung der Nichtstromtrockner, die in landwirtschaftlichen Betrieben 
dem Trocknen von Körnerfrüchten (auch auf dem Halm), Kartoffel- und 
Rübenschnitzeln, Kraut- und Rübenblättern u. dgl. dienen. Dieselben sind 
zuweilen versatzfähig und können abwechselnd in bedeckten Räumen ode'r 
auf freiem Feld gebraucht werden. Solche Darren bestehen aus einem recht
eckigen, 2 m breiten und "4 m langen Kasten aus verzinktem Eisenblech, der 
etwa 250 mm unter seinem oberen Rand eine vierteilige, herausnehmbar(' 
Darrplatte enthält, die das Troekengut aufnimmt. Zwischen dieser und dem 
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Kastenboden liegen zwei Rohrschlangen übereinander, VOn denen die obere 
zur Durchleitung des in einem besonderen Kessel, z. B. dem Kessel einer 
Lokomobile, erzeugten Heizdampfes, die untere zur Ableitung und Abkühlung 
des in der Heizdampfleitung ·entstehenden Kondcnsationswassers· dient, so 
daß dessen Wärme ebenfalls dem Trockenzweck zugute kommt. Zum Ent
wässern der Dampfleitung ist am Zusammenschluß beider Leitungen ein 
Kondenstopf eingefügt. Die Trockenluft wird mittels eines Ventilators unter
halb der Leitungen in den Kasten geblasen und tritt nach ihrer Erwärmung 
durch die Trockengutschicht mit Feuchtigl).eit beladen ins Freie. Zuletzt 
wird nach Abschließen der Dampfzuführung ein kühler Luftstrom durch das 
Trockengut geblasen, worauf dieses von der Horde abgenommen wird. Für 
einen stetigen Betrieb werden mehrere derartige "Darrfelder" an gemein
same und durch Absperreinrichtullgen gegliederte Luft- und Heizleitungen 
angeschlossen und abwechselnd mit Trockengut beschickt. Jedes der 
8 qm großen Darrfelder faßt etwa 
1250 kg Kartoffelschnitzel. Nach 

. Parrow 1 verdampfen bei 60 bis 80° 
warmer Trockenluft auf I qm 
Darrfläche stündlich ungefähr 10 kg 
Wasser bei rund 70 v. H. anfäng
lichem Wassergehalt der Schnitzel; 
auch können auf einem Darrfeld 
ungefähr 1000 kg Getreide von 
6 bis 8 v. H. Wassergehalt in einer 
Stunde getrocknet werden. 

Ahnliehe, nach Abb. 142 ein
gerichtete Trockenapparate werden 
in Spinnereien für das Trocknen von 

Abb. 142. Wolltrockner für Spinnereien. 

Wolle benutzt. Bd ihnen treibt ein mit 350 bis 400 Drehungen in der Minute 
umlaufender Ventilator a die Luft nach dem Vorübergang an den Heiz
rohren b durch eine aus Drahtgewebe bestehende Tischplatte c, die VOn 
einem hohen Rand umsäumt ist und die locker gehäufte Wolle trägt. Ein 
in der Wand des Trockenraumes befindlicher Sauger führt die dem Trocken
apparat entsteigende feuchte Luft ins Freie. I qm Trockenfläche liefert 
2,5 bis 3,3 kg trockene Wolle in der Stunde. 

Für allseitig geschlossene Trockenkammern bildet die Art, in welcher 
die Luft den Trockenraum durchfließt, ein die Bauart bestimmendes Merk
mal. Dem natürlichen Auftrieb der warmen und relativ trockenen Luft 
entspricht die Zuführung im unteren Teile des Trockenraumes. Die Luft 
steigt dann, unterstützt durch die Wirkung eines Luftsaugers oder Bläsers, 
in dem Raum empor und wird nach erfolgter Abkühlung und Sättigung mit 
Wasserdampf entweder im oberen oder nach erfolgter Abwärtsleitung im 
unteren Teile des Trockenraumes ins Freie abgeführt. Hierbei unterstützt 
im letzteren Falle das Sinkvermögen der abgekühlten und daher spezifisch 

1 E. Parrow: Handbuch der Kartoffeltrocknerei. Berlin 1916, S. 232ff. 

10* 
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schweren Luft die Ableitung. Bedingen die Verhältnisse, daß die aufsteigende 
Trockenluft an dem Trockengut so erheblich abgekühlt wird, daß sie bereits 
vor Beendigung des Aufstieges den Sättigungspunkt erreichen und ihre 
Fähigkeit, trocknend zu wirken, verlieren würde, so wird zweckmäßig der 
Eintritt der Luft in die Nähe der Decke des Trockenraumes verlegt und die 
Luft in der Nähe des Bodens abgeleitet. Ein Beispiel hierfür bietet die in 
Abb. 143 nach Ledebur wiedergegebene Trockenkammer für Gießereien 1. Die 
Beheizung der Kammer erfolgt durch die aus der Feuerung a abziehenden 
heißen Verbrennungsgase, die in dem Schacht b aufwärtssteigen und bei c 
in uie Kammer d eintreten. Abgekühlt und mit Wasserdampf beladen werden 
sie am Boden dieser bei e durch einen bei f angeschlossenen Schornstein ab-

L 

gesaugt. Ein in dem Abzugkanal ange
brachter Schieber dient zum Regeln der 
Geschwindigkeit, mit welcher die Gase den 

c Trockenraum durchströmen, in dem die 
zu trocknenden Gießformen und Kerne auf 

Abb. 143. Trockenkammer. 

verstellbaren Stabgerüsten liegen. Das Ein
und Austragen dieser erfolgt durch eine 
Öffnung in der Kammerwand, die mittels 
einer eisernen, des besseren Wärmes.chutzes 
wegen doppelwandigen Flügel- oder Schiebe
tür g verschlossen wird. Als Heizstoff 
wird gut getrockneter Koks benutzt. 

Um bei unterem Ein- und Austritt der 
Trockenluft deren Verteilung und Mischung 
im Trockenraum zu fördern, ist vorgeschla
gen worden, an jeder der sich gegenüber
liegenden Langseiten der Trockenkammer 
sowohl mehrere Ein- als auch Austritts
öffnungen anzuordnen und diese von Zeit 
zu Zeit durch geeigne~es Einstellen der 

AbspeITschieber so zu vertauschen. daß die Richtung der Luftbewegung 
innerhalb der Kammer eine Umkehrung erfährt2. 

In Linoleumfabriken; Wachstuchfabriken usw. dienen der Gewebe
trocknung Trockenhäuser, die, wie die Abb. 144 ersehen läßt, als selb
ständige Bauten in Mauerwerk ausgeführt sind und ein durch einen Dach
reiter ventiliertes Dach tragen. Die Trockenluft wird mittels eines Venti
lators zugeführt und tritt, nachdem sie an Dampfheizrohren, die in Heiz
kanälen a unterhalb des Fußbodens liegen oder in einem Kalorifer erwärmt 
wurde, durch gußeiserne Gitterplatten, welche die Heizkanäle bedecken, 

1 A. Ledebur: Die Verarbeitung der Metalle. Braunsehweig 1877, S. 178. - Ferner 
siehe DRP. Nr. 103851 vom 2. April 1898. Trockenkammer für Gelbgießereien: ZeitschI'. 
f. Dampfkesscl- u. Maschinenbetrieb 1918, S. 372. 

2 DRP. Nr. 194 123 vom 8. Februar 1907. - Ältere derartige Anordnung von 
ValeriUo! in H. Grothe: Die Appretur der Gewebe. Berlin 1882, S. 670. 
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in den Trockenraum ein. Hier strömt sie an den hera~hängenden Gewebe
bahnen b aufwärts und tritt durch den Dachreiter ins Freie. Bei etwa 12 m 
Höhe des Trockenhauses und 36 ° Eintrittstemperatur entweicht die Luft 
mit rd. 30°. Das Gewebe hängt in zahli:eichen Falten über Stäben c, die von 
eisernen, im oberen Teil des Trockenhauses angeordneten und dessen Längen
richtung folgenden Trägerpaaren d getragen werden. Meist liegen zwei bis drei 
solcher Trägerpaare in der Breitenrichtung des Hauses nebeneinander, so 
daß der Trockenraum gleichviel Gewebebahnen gleichzeitig aufnehmen kann. 
Zwischen' ihnen sind Laufbretter gelegt, auf denen die Arbeiter während des 
Ein- und Aushängens der Gewebe verkehren. Die einzelnen Gewebe werden 
von den Arbeitern mittels zweier Tragstäbe Cl c2 auf eine solche Länge ab
geteilt, daß sie der doppelten Hanghöhe entspricht, worauf der Stab Cl gegen 
den Stab c2 hin verschoben wird, bis die Faltung vollendet ist. Für die folgende 
Faltung wird sodann bei Cl ein neuer Stab eingelegt und die gleiche Arbeit 

i 
i 

l 

.\ bb. 111 . '1'ro<'kl'nhalls. 

so lange wiederholt, bis die auf einem Wickel I aufgerollte Gewebebahn ein
getragen ist. Die Tragstäoe sind von Holz oder bestehen, um ihr Gewicht zu 
vermindern, aus einem Blechrohr, das an den Enden mit prismatischen Köpfen 
versehen ist. per Hang, d. i. die freihäng!Jnde Länge des Gewebes, beträgt 
5 bis 10 m. Die einzelnen Hänge sind etwa 175 mm, zwei benachbarte Gewebe
bahnen mit Rücksicht auf den VerKehr der Arbeiter etwa 1 m voneinander 
entfernt. Auf 1 qm Grundfläche des Trockenraumes können bei einer mitt
leren Hanglänge von 8 m, einer Gewebebreite von 2 m und drei Hangreil~en 
etwa 30 bis 35 qm Gewebe untergebracht werden, und es beträgt der für 1 qm 
Gewebe erforderliche Trockenraum etwa 0,3 cbm. Zur Erleichterung des 
Gewebeeintrages sind auch mechanische Aufhängeeinrichtungen in Gebrauch 
gekommen!. 

Eine besonders zweckentsprechende Ausbildung haben derartige Ein
richtungen in den Buntpapier- und Tapetenfabrikeu, den Fabriken für Glas
und Schmirgelpapier, Schmirgelleinen u. dgl. rrhalten, wo sie sowohl das Ein
und Austragen des Trockengutes erleichtern als auch zum selbsttätigen Be
trieb der Trockenanlage geführt haben, indem sie die über Stäben in Falten 

1 H. Fi.~CheT: Geschichte, Eigenschaften und Fabrikation des Linoleums. Leipzig1888. 
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hängenden "endlosen" Papierbahnen durch die beheizte Trockenstube führen. 
Die perspektivisch gezeichnete Abb. 145 gibt die Anordnung einer solchen 
Transporteinrichtung in ihren Grun~zügen wieder. Die' Transportketten sind 
durch strichpunktierte, die Papierbahnen durch gestrichelte Linien ange
deutet. Die Tragstäbe werden in gleichgroßen Zeiträumen, die der herzu
stellenden Faltung entsprechen, einem Stabköcher entnommen und dem ~uf
steigenden, mit Schiebklauen ausgerüsteten Transportkettenpaar a über
geben. Der bei b aufgelegte Stab untergreift die von der Färbmaschine kom
mende und über die Leitwalze cherabhängende Papierbahn d und schiebt 
sie beim Anstieg zu einer etwa 3 bis 4 m tiefen Falte zusammen. Am oberen 
Ende der Hubkette angelangt, wird der Stab einem langsamer fortschreiten
den, wagerecht liegenden zweifachen Kettenzug e übergeben, der ihn nebst 
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Abb. 145. Aufhängevorrichtungen für "Trockenstuben. 

der darauf hängenden gefalteten Papierbahn in Gemeinschaft mit den bereits 
vor ihm aufgegebenen Stäben weiterführt. Nach dem Trocknen des Papieres 
gelangt der Stab in den Wirkungsbereich eines dritten Transportketten
paares t, das ihn aufnimmt und das Papier vermöge seiner größeren Lauf
geschwindigkeit wieder entfaltet. Der von den Faltungen durchlaufene Weg 
entspricht der für das Trocknen des Papierüberzuges erforderlIchen Zeit 
und beträgt zuweilen 60 m und mehr. Dieser Weg wird zur Verkürzung des 
Trockenraumes auf 2, 3 oder 4 gerade Wegstrecken (eI e2 ea) verteilt, die 
an den Enden durch bogenförmige Umführungen fit Y2 verbunden sind, Dic 
Skizze gibt den Kettenlauf für eine dreibahnige Anordnung mit zwei 
Umkehrungen wieder. Die Ketten sind einfache Gliederketten oder sind 
aus zangenartigeh Gliedern zusammengesetzt, welche die Stäbe nur einseitig 
fassen und freitragend führen 1. 

ßß) Die Stromtrockner. 
Die den Stromtrocknern eigentümliche Strömung von Trockenluft und 

Trockengut bedingt für einen erfolgreichen Wärmeaustausch zwischen beiden 

1 DRP. Nr. 44966 vom 11. Februar 1888. 
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eine um EO größere Länge des gemeinschaftlich zurückgelegten Weges, je ):deiner 
der Temperaturunterschied zwischen Trockenluft und Trockengut gehalten 
wird, je allmählicher also auch die Verdampfung des aus dem Trockengut 
abzuscheidenden Wassers erfolgt. Da der Wassergehalt der Stoffe, die mit 
künstlich erzeugter Wärme getrocknet zu werden pflegen, mit wenig Aus
nahmen verhältnismäßig klein ist (10 bis 50 v. H.), so daß eine hohe Tem
peratur der Trockenluft das Übertrocknen und damit eine Schädigung des 
Trockengutes herbeiführen w~rde, ist die Wirkung der Stromtrockner meist 
an mäßig große Temperaturunterschiede gebunden. Es müssen demnach 
die Stromtrockner im allgemeinen in der Richtung der Strömung eine ver
hältnismäßig große Längenerstreckung erhalten, um die erforderliche Zeit 
für die Berührung .des Trockengutes mit der Trockenluft zu gewinnen. Je 
nachdem hierbei die Strömung in senkrechter oder in wagerechter Richtung 
erfolgt, werden bestimmte bauliche Unterschiede der Einrichtungen bedingt, 
die sprachlich in der Bezeichpung derselben als Turm- oder Schacht
t ro c k ne r Einerseits, als K a na I t ro c k ne r andererseits ihren Ausdruck 
finden. Für die Wahl der Bauform ist die Beschaffenheit des Trockengutes 
im allgemeinen bestimmend, was jedoch. Abweichungen von der Regel 
nicht ausschließt. Meist wird der Trockenturm bei dem Trocknen 
schüttbarer Haufwerke (Getreide u. dgl.) bevorzugt, weil diese leicht 
durch ihr Eigengewicht in Bewegung kommen, und werden Trocken
kanäle für das Trocknen schwerer bewegbaren und infolgedessen die Be
nutzung ~echanisch!lr Hilfseinrichtungen, wie fahrbarer Trockengestelle, 
Trockenwagen u. dgl., erfordernden Trockengutes (z. B. Ziegel und andere 
Formwaren) gewählt. 

Die Gleichstromtrockner. 

Dadurch, daß bei dem Eintritt in den Trockenraum die warme und relativ 
trockene Trockenluft mit dem neu zugeführten Trockengut zusammentrifft, 
das noch den vollen Feuchtigkeitsgehalt besitzt, wird in dem Gleichstrom
trockner bereits im ersten Teil des Trockenvorganges die Wasserverdampfung 
derart gesteigert, daß in dem weiteren Verlauf nur noch verhältnismäßig 
geringe Wassermengen dem Trockengut entzogen zu werden brauchen. Die 
Verwendung einer hohen Eintrittstemperatur ist hierbei nicht ausgeschlossen 
und führt, wenn benutzt, dann zu einer erheblichen Abkürzung des Trocken
vorganges, wenn das Trockengut besonders wasserreich ist und demzufolge 
eine Erwärmung desselben über die Verdampfungstemperatur des Wassers, 
also eine Überhitzung, nicht eintreten kann. Dieser Umstand ermöglicht 
es, bei dem Trocknen besonders wasserreichen Trockengutes, wie es z. B. 
die dem Difusseur entnommenen Rübenschnitzel der Zuckerfabriken oder 
die für Futterzwecke der Landwirtschaft bestimmten Kraut- und Rüben
blätter (70 bis 88 v. H. Wasser) sind, unter Umständen die 300 bis 400° 
warmen Rauchgase einer Feuerung für Trockenzwecke unmittelbar nutz
bringend zu verwenden, ohne eine Schädigung des Trockengutes durch über
trocknen befürchten zu müssen. 
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Die allgemeine Einrichtung eines auf dem Gleichstromverfahren fußenden 
Trockenturmes für Körnerfrüchte gibt beispielsweise die Abb. 146 wieder l . 

Das feuchte Trockengut wird bei a dem im Querschnitt ringförmigen Schacht 
übergeben und verläßt ihn getrocknet bei b. Außen umhüllt den Schacht 
ein Blechmantel c. Im Innern ragt ein oben offenes, von einer Kappe d über
dachtes Rohr e empor, das dem Mischen der bei" I eingesaugten .Trocken
luft mit den durch das Mittelrohr g aufsteigenden heißen Abgasen einer 

f 

feuchtes Trockengut Feuerung dient. Es führt das 
warme Luftgemisch dem oberen 
Ende des Körnerschachtes zu, 
von· dem es, gleichwie das 
Trockengut, abwärtsfließt, bis 
es bei h in die Saugleitung über
tritt. Ringförmige Unterschiede 
i 1 i 2 teilen die zwischen den 
Schachthüllen und den siebartig 
durchbrochenen Schachtwan
dungen befindlichen Hohlräume 
derart, daß die Trockenluft 
gezwungen ist, während des. 
Abwärtsfließens die von den 
Schachtwandungen umschlossene 
Körnerschicht auch quer zu 
durchdringen und sich innig mit 
dem Trockengut zu mischen. Der 
wiederholte Wechsel der Durch
flußrichtung trägt zur gleich
mäßigen Verteilung der Wärme 

Abb. 146. Trockenturm. 

IN,,-j,mOr 6ut und zum gleichmäßigen Ent
feuchten des Trockengutes 
wesentlich bei. Ein anderes Mittel, 
ein inniges Mischen der Trocken
luft mit dem Trockengut zu er
zielen, ist, gewissermaßen als 
Umkehrung des vorigen, in dem 

steten Wenden des in dem Trockenschacht niedersinkenden Trockengutes 
mittels im Innern des Schachtes feststehender, in steilen Windungen vel
laufender schraubenföflniger Leitbleche gefunden worden2• 

Die übliche Einrichtung eines von dem Trockengut und der Trockenluft 
gleichgerichtet durchlaufenen Trockenkanales lassen die Abb. 147 A und B 
ersehen, die einen solchen in Aufriß- und Grundrißschnitten darstellen. Der 

1 DRP. Nr. 189450 vom 3. März 1906 und Zusatzpat. Nr. 214023 vom 10. No
vem her 1906. 

2 DRP. Nr. 183963 vom 24. Dezember 1905 und Zusatzpat. Nr. 186437 vom 
11. )Iai 1906. 
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Kanal zerfällt in der Längenrichtung in drei Teile: den Trockenraum bund 
die Vorräume a und c, die mit dem ersteren durch die verschließbaren Tür
öffnungen d und e verbunden sind und durch Türen fund g betreten werden 
können. Den Kanal durchziehen " 
in der Längenrichtung zwei Schie
nengeleise, auf denen die das 
Trockengut enthaltenden kleinen 
Wagen laufen. Die Wagenreihen 
füllen den Trockenraum des Ka

nales und werden in Zeitstufen r-~~~~~~III 
derart durch denselben bewegt, 
daß durch das Einfahren eines mit 
frischem Trockengut gefüllten 11...,.;;;;;;;;; ...... 

Wagens .. am Eintragende ader 
fertIg getrocknetes Gut tragende 
Endwagen der Reihe den Trocken
raum bei c verläßt. Um Wärme
verlusten möglichst vorzubeugen, 
werden während des Wagenwech
sels die Außentüren fund g der 
Vorräume geschlossen gehalten 
und nach vollzogenem Wechsel 
auch die Türen d und e des Trocken
raumes wieder geschlofsen. Die 
frische Trocbnluit. gelangt durch 
die Einlaßöffnungen i in einen 
unter~alb des Kanalanfanges lie
gendenHeizraum k, wo sie, an 
,Dampfrohren vorüberstreichend, 
sich erwärmt und tritt durch Gitter
platten l, die den Heizraum über
decken, in den Trockenraum ein .. 
Hier strömt sie unter der Saug
wirkung des am Ende des Trocke~
raumes oberhalb einer Decken
öffnung befindlichen Ventilators m 
an den das Trockengut tragenden 
Wagen entlang und wird abge
kühlt und durchfeuchtet von dem 
Ventilator ins Freie gebla~en. Di~ 

Länge derartiger Trockenkanäle 
schwankt etwa zwischen 10 und 30 m, ihre Höhe wird, dami~ sie begehbar 
sind, zu mindestens 1,8 bis 2 m gewählt. Für die Breitenabmessung ist die 
Art und Menge des einzulagernden Trockengutes bestimmend, dem sich 
hierbei ergebenden Maße sind etwa 60 v. H. für den Durchfluß der Trocken-
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luft zuzuschlagen. Die LuftgeschwindigkE.it wird im Mittel zu rd. 1 m'jSek., 
die ideelle Fortschrittsgeschwindigkeit des Trockengutes zu 300 bis 500 mm 
in der SEkunde gewählt. 

Um bei weiträumigen Trockenkanälen einer ungleichen Wärmevuteilung 
vorzubeugen und die wiederholte Durchmischung der Trockenluft auf ihrem 
Wege vom Eintritts- zum Austrittsende des Kanals zu erzwingen, werden 
mit den Wagen wandernde Scheidewände im Innern des Kanals angeordnet, 
die im Verein mit nach außen gerichteten Wölbungen der Decke und des 
Bodens des Kanals der Trockenluft einen zur Bildung von Luftwirbeln Ver
anlassung gebenden Bogenweg anweisen 1. Gleichzeitig wird durch wieder
holtes Anwärmen der feuchten Luft deren Aufnahmefähigkeit gestdgert 
und sie relativ trocken dem Kanalende zugeführt. 

In der allgemeinen Bauart dem beschriebenen Trockenkanal gleichende 
Einrichtungen finden auch bei dem Trocknen von Pappe, Wäsche und anderen 
flächenförmigen Formstücken Anwendung. Den Transport des Trockengutes 
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bewirken umlaufende Ktttenzüge, welche dassclb3 vermittels federnder 
Kluppen erfassen oder über Stäben hängend mit ~twa 10 m Geschwindigkeit 
in der Stunde durch den Trockenraum führen. Für pulverförmiges und 
schlammiges Trockengut ist auch vorgeschlagen worden, dasselbe mit Hilfe 
eines Preßluftstromes durch den von außen beheizten Trockenkanal zu treiben 2. 

Ihrem Wesen nach sind in technologischer Hinsicht den Kanaltrockncrn 
auch gewisse Bauarten VO:1 Trockenrohren ouer Trockentrommelll 
zuzuzählen, die dem Trocknen körniger Haufwerke, wie Sand und Kies, 
und Stoffen pflanzlichen Ursprunges (Kartoffeln, Krautblätter u. dgl.) dienen . 
Bei ihnen ist der feststehende Trockenkanal durch ein langes zylindrisches, 
zuweilen auch kegelförmiges Rohr ersetzt, das nach Abb. 148 in wagerechter 
Lage einem Hcizraum vorgelagert ist. Da8selbe ruht mit Laufringen a, die 
es gleichzeitig versteifen, auf Rollenpaaren b (Abb . 148 B) und wird durch 
Rädertriebwerke c in langsame Drehung versetzt. Dabei fördern Hubtaschen d, 
die an der inneren Rohrwand sitzen, das durch die Schurre e eingeführte 
Trockengut unter wiederholtem Heben und Abwerfen dem Austragende I 
der Trommel zu. In der gleichen Richtung strömen die dem Heizapparat g 

1 DRP. Nr. 106704 vom 19. Februar 1899. 
2 DRP. Nr. 91889 vom 1. September 1896. 
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entstammenden heißen Rauchgase dem Abzugskamin h zu. Die Hubtaschen 
werden zuweilen 1 als Rinnen au~gebildet, die in der Richtung der Trommel
achse liegen und schraubig gebogene Blechstreifen enthalten, die bei der 
Drehung der Trommel das Trockengut in axialer Richtüng dem Trommel
ende zu fördern. Die nachlaufende Kante jeder Rinne ist mit einer verzahnten 
Schiene besetzt, welche das emporgehobene Trockengut beim Niederfall aus 
der Rinne verteilt, so daß es dem durch die Trommel fließenden heißen Gas
strom eine große Angriffsfläche bietet und der Wärme- und Feuchtigkeits
austausch gefördert wird. Derartige Trockenrohre erhalten, je nach dem 
Raumbedürfnis des Trockengutes und der Füllungsgröße, 500 bis 1500 mm 
Durchmesser bei 3 bis 10 m Länge und werden von den Heizgasen mit etwa 
2 m, von dem Trockengut mit etwa 0,004 m Geschwindigkeit in der Sekunde 
durchlaufen. 

Die Gegenstromtrockner. 

Dem Gegenstromtrockner eigentümlich ist das Zusammentreten des 
kühlen, noch den vollen Feuchtigkeit~gehalt besitzenden Tl'ockengutes mit 
der bereits abgekühlten und mit Feuchtigkeit beladenen Trockenluft einer
seits, des erwärmten und nahezu völlig entfeuchteten Gutes mit der noch 
den vollen Wärmegehalt besitzenden Trookenluft andererseits. Hierdurch 
sind für den Verlauf des Trockenvorganges insofern besonders günstige 
Verhältnisse gegeben, als der Unterschied zwischen der Aufnahmefähigkeit 
der Trockenluft und dem Feuchtigkeitsgehalt des Trockengutes an allen Stellen 
des Trockenraumes derart gestaltet werden kann, daß er den Austausch 
der Feuchtigkeit möglichst günstig zu beeinflussen vermag. Hierin ist der 
Gegenstromtrockner dem Gleichstromtrockner in allen den Fällen überlegen, 
wo, um der übertrocknung vorzubeugen, ein großer Temperaturunterschied 
zwischen der Trockenluft und dem Trockengut in folge . geringen Feuchtig
keitsgehaltes des letzteren vermieden werden muß. 

Die allgemeinen Bauformen sind für beide Arten von Stromtrocknern 
die gleichen. Auch' die Gegenstromtrockner werden sowohl in Form von 
Trockentürmen als in Form von Trockenkanälen ausgeführt. Daneben be
Rtehen verschiedene Mischformen, die sich aus der Vereinigung der beiden 
Trockenverfahren ergeben und den be:wnderen Verwendungszwecken an
gepaßt sind. Als Beispiel sei zunächst die in der Abb. 149 skizzierte mehr
geschossige Darre 2 angeführt, die zum Trocknen körniger Haufwerke, Futter
mittel u. dgl. bestimmt ist. Die in einem senkrecht stehenden gemauerten 
Schacht übereinanderIiegend eingebauten Horden a bestehen aus dicht neben
einander liegenden schmalen Gitterplatten, die für das Entleeren der Horde, 
sich um ihre Längenachse drehend, aufgeklappt werden können. Indem dies 
mit allen Platten einer Horde gleichzeitig geschieht, fällt das auf der Horde 
liegende Trockengut der nächst tieferliegenden geschlossenen Horde zu und 
wird von dieser aufgenommen. über der obersten (ersten) Horde a befindet 

1 DRP. Nr. 100472 vom 25. November 1896. 
2 DRP. Nr. 28975 vom 23. Februar 1884. 
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sich ein Meßkasten b zur Bestimmung der jedesmaligen Hordenfüllung, mit 
.ebenfalls aufklappbaren, aber nicht durchbrochenen Bodenplatten. Aus ihm 
wird die oberste Horde a 1 mit neuem Trockengut beschickt, wenn die unterste, 
das getrocknete Gut tragende Horde entleert und das die Zwischenhorden 
bedeckende, nur teilweise trockene Gut, von unten nach oben fortschreitend, 
der jeweilig tieferliegenden Horde zugeführt worden ist. Es gelangt hierbei 

flucht es Trockengul das Trockengut in immer wär
mere Zonen des Trockenraumes 
und verläßt diesen, von der neu 
eintretenden und daher wärm
sten Trockenluft umspült, unter 
Vermittlung der durchbroche
nen Rutsche c, durch den die 
Schachtwand durchsetzenden 
Auslauf d. Die Trockenluft, 
die an dem unterhalb der Darr
horden in den Schacht einge
bauten Lufterhitzer (Calorifer) 
erwärmt wird, legt den umge
kehrten Weg zurück. Sie wird 
bei e angesaugt und streicht an 
den heißen Rauchrohren t des 
Erhitzers vorüber. Ein Teil da-
von gelangt erwärmt durch die 

Irocknes 6ul mit einem Schirm (J überdachte 
Durchbrechung der Decke des 
Heizraumes unmittelbar zu dem 
auf der untersten (letzten) 
Horde liegenden Trockengut. 
Ein zweiter Teil der warmen 
Luft steigt durch Kanäle ini 
Mauerwerk, die in der Skizze 
nicht dargestellt sind, aufwärts 
und strömt, sich mit dem senk-

Abb. 149. Darre. 
recht aufsteigenden Luftstrom 

vermischend, zwischen den Horden hindurch einem Luftschacht zu, in dem der 
die Rauchgase der Feuerung des Lufterhitzers abführende Schornstein h liegt. 

In anderen Gegenstromtrocknern mit senkrechter Bewegung des körnigen 
Trockengutes vermitteln die Abwärtsbewegung zuweilen trichterförmige 
ineinandergreifende steile Rutschflächen 1, oder schwach geneigt liegende 
ebene Tragplatten, die beständig gerütteit werden2, oder festliegende Stütz
körper, die reihenweise so übereinandergeordnet sind, daß die Körper einer 

1 DRP. Nr. 104 097 vom 19. Juni 1898; Nr. 189450 vom 3. März 1906 und Zusatz
patent Nr. 196792 vom 29. August 1906. 

2 DRP. Nr. 85 273 vom 2 .. April 1895. 



Das Abtreiben. 157 

Reihe deli Lücken der Nachbarreihen gegenüber liegen und von denen bewegte 
Streichbleche das Gut abstreifen, so daß es von Stufe zu Stufe abwärtssinkt 1. 

Zuweilen sind die Stützkörper und Streichbleche durch wagerecht ausgespannte 
und stufenweise angeordnete Fördertücher ersetzt, eine Ausführung, _wie sie 
beispielsweise durch gewisse, der Salztrocknung auf Salinen dienende Trocken
apparate vertreten wird und die in Abb. 150 zur Darstellung gelangt ist. 
Nach dieser enthält der Apparat acht Fördertücher, die so gegeneinander 
versetzt sind und in Umlauf gehalten werden, daß das höherliegende Tuch 
das Trockengut stets auf das zunächst darunterliegende abwirft. Die Tücher 
sind 3,5m lang, 1,54m breit und laufen mit 0,7 mGeschwindigkeitinderMinute. 
Bei 84 v. H. Ausnutzung der gesamten, 43,12 qm großen Tuchfläche und etwa 

Fel/rlllll/ß 

Abb ,:.0. Salz trockner. 

15 mm dicker Beschickung faßt der Trockenapparat etwa 250 kg feuchtes 
Salz. Dasselbe gelangt mit 10 v. H. Wassergehalt in den Apparat und ver-

läßt ihn nach 3,5.8 = 40 Minuten bis auf 2 bis 3 v. H. entwässert, so daß 
0,7. 250 

sich eine Stundenleistung von - . 60 = 375 kg ergibt2• 
40 

Der beschriebenen ähnliche TroQkeneinrichtungen finden auch bei dem 
Trocknen appretierter Gewebe Anwendung. Bei ihnen sind die Fördertücher 
durch die Gewebebahn ersetzt, die in wagerechten oder senkrechten Lagen 
im Zickzacklauf durch den Trockenraum geführt wird, wie es z. ß. die Abb. 151 
veranschaulicht. Dabei dienen nicht seIten mit Nadeln oder zangenartigen 
Kluppen besetzte Förderketten, welche das Gewebe an den Sahlkanten 
erfassen, zum Führen und gleichzeitigen Ausspannen der Gewebebahn in 
der Breitenrichtung, damit sie faltenlos und mit sich rechtwinklig kreuzen
den Fadenlagen durch den Trockenraum getragen wird. 

1 DRP. Nr. 271 418 vom 4. April 1913; Nr. 276246 vom 30. Juni 1912. 
2 Zeitschr. f. Berg·, Hüttcn- u. Salinenwesen 1879, Bd. 27. S. 20. 
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Abb. 151. Gewebetrockner. 

In der Appretur wollener Gewebe, wie Tuche, Velourstoffe, Musseline usw., 
wird den Spann- und Trockenmaschinen insofern eine abweichende 
Einrichtung gegeben, als das Gewebe in ein- oder höchstens zweifacher Lage 
offen sichtbar ausgespannt der Trockenluft ausgesetzt wird. Bei einer der
artigen Anordnung, für die Abb. 152 ein Beispiel zur Anschauung bringt, 
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Ab\). 152. Gewebe-Spann- und Trockenmaschine. 

besteht die Spanneinrichtung aus zwei anfangs (von abis b) auseinander
laufend, dann aber (von b biA C bis d) bei dem Durchlaufen des Trockenraumes T 
gleichlaufend geführten endlosen Nadelketten abc d. Diesen wird das dem 
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Stoffstoß S entnommene Gewebe nach dem Durchlaufen der Leitwalzen 1 2 3 4 
und des Breithalters 5 bei a übergeben, und sie tragen es, auf die erforderliche 
Breite ausgedehnt, durch den Tro.ckenraum, worauf es getrocknet bei d, 

wieder von den Ketten abgenommen und über die Leitwalzen 6 7 8 9 dem 
Ableger A zugeführt wird, der es wieder zusammenfaltet. Den Trockenraum T 
bildet ein oben offener kastenförmiger Behälter mit versetz baren Seitenwänden. 
deren Verstellung €S gestattet, ihn für verschiedene Gewebebreiten zu ver
wenden. Nach oben schließt den Raum das zu trocknende Gewebe, nach unten 
ein Boden ab, oberhalb dessen die Trockenluft mittels des Ventilators V 
eingeblasen wird, nachdem sie in einem mit Dampf beheizten Lufterhitzer L 
auf 40 bis 50° C vorgewärmt worden ist. Die Luft durchdringt die beiden 
Gewebebahnen. Sie entzieht erst der unteren, bereits vorgetrockneten Bahn c rt 
den letzten Rest von· Feuchtigkeit und tritt hierauf, bereits abgekühlt und 
angefeuchtet, durch die obere nasse Gewebebahn beins Freie, wobei sie 
ihr einen Teil ihrer Feuchtigkeit entzieht. Die Art und der Feuchtigkeits
gehalt des zu trocknenden Gewebes bestimmt einerseits die Länge des Trocken
raumes, andererseits die Fortschrittsgeschwindigkeit der das Gewebe tragen
den Spann ketten. Die letztere beträgt für schwere Tuche etwa 20 mm, für 
leichte Damenkleiderstoffe 100 mm in der Sekunde. Dementsprechend können 
bei 6 bzw. 12 m Länge des Trockenraumes etwa 100 bis 600 m dieser Stoffe 
in der Stunde getrocknet werden. Die Heizfläche des Lufterhitzers schwankt 
zwischen 50-70 qm. 

ß) Die Heizflächentrockner. 
Während bei den Warmlufttrocknern die Trockenluft den Übergang der 

Wärme auf das Trockengut vermittelt, tritt das letztere bei den Heizflächen
trocknern unmittelbar mit der die Wärme abgebenden Heizfläche in Be
rührung. Hierdurch wird die bauliche Anordnung der Trockenapparate und 
in vielen Fällen auch deren Betrieb vereinfacht, der Raumbedarf verringert. 
die Beobachtung des Trockenvorganges erleichtert und unter Umständen 
durch Anwendung höherer Temperaturen der Trockenvorgang selbst be
schleunigt. Besondere. Vorteile vermögen die Heizflächentrockner bei dem 
Trocknen pulverförmiger Massen, teigiger und flüssiger Stoffe, wie gedämpfter 
Kartoffeln, Milch, Blut u. dgl., und flächig ausgedehnten Trockengutes (Ge
webe, Papier) zu gewähren, weil sie den stetigen Verlauf des Trockenvorganges 
in einfacher Weise dadurch ermöglichen, daß die Heizkörper zugleich auch 
die Fortbewegung des Trockengutes bewirken. Je nachdem die Heizkörper 
platten-, röhren- oder walzenförmig gestaltet sind, werden Plantrockner. 
Röhrentrockner und Walzentrockner unterschieden. 

Plantrockner sind beispielsweise die in chemischen Fabriken bei dem 
Trocknen und Calcinieren des Salpeters, des Chlörkaliums usw. benutzten 
Troc ke n bette n, das sind viereckige, flache Eisenkästen von:> bis 6 m Länge 
und 1,5 bis 2 m Breite mit ebenem, durch Dampf beheizten Doppelboden. 
auf dem die zu trocknenden Salzmassen in 80 bis 90 mm dicker Schicht aus
gebreitet werden, nachdem sie auf einer Nutsche (S. 55) von der anhängenden 
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Mutterlauge befreit und mit Wasser ausgewaschen worden sind. Ein Trocken
bett mittlerer Größe nimmt etwa 250 bis 300 kg Salzkrystalle auf. Die entstehen
den Dämpfe werden unter einem den Trockner überspannenden Schutzdach 
gesammelt und durch einen Wrasenabzug ins Freie geleitet. Ähnliche Plan
pfannen mit einem Boden aus Gußeisenplatten, den ein etwa 160 mm hoher 
Holzbord umrandet, werden in Salzsiedereien beim Trocknen des Salzes be
nutzt. Sie werden meist durch die Abhitze der Siedepfanne beheizt, zuweilen 
wird ihnen auch eine Planrost- oder Treppenrostfeuerung vorgelagert; in 

c 

Abb. 163. Tellerofen. 

neuerer Zeit ist die 
Rostfeuerung auch 
durch Gasheizung er
setzt worden. 

Auch bei dem 
Trocknen der in 
Zuckerfabriken als Fil
terstoff benutzten und 
zum Zweck derWieder
belebung gedämpften 
Knochenkohle finden 
ebene Darrplatten 
Anwendung, die mit 
den Abgasen der Glüh
öfen beheizt werden. 
Das Trockengut wird 
an der kühleren Seite, 
da wo die Gase abflie
ßen, auf die Platte 
aufgetragen und all
mählich durch Um
schaufeln der heißeren 
Seite zugeführt. Bei 
kreisförmigen Darr
platten werden die 
Heizgase nahe dem 

Plattenrand zugeführt und in einem unterhalb der Platte liegenden spiral
förmig verlaufenden Kanal dem in der Mitte der Platte beginnenden Ab
zugskamin zugeleitet, während die zu trocknende Kohle den umgekehrten 
Weg durchläuft!. 

In Brikettwerken dienen zum Trocknen der grubenfeuchten pulverigen 
Braunkohle festliegende, kr.eisringförmige, ebene Eisenplatten, die am äußeren 
und inneren Rande mit einem etwa 100 mm hohen Borde umsäumt sind. 
Die Platten haben 5 m äußeren und 2 m inneren Durchmesser, sind doppel
wandig und werden zu 13 bis 27 Stück übereinanderliegend zu sog. Tell e r -
öfen zusammengestellt und mit Dampf von etwa 3,5 Atm Spannung oder 

1 Dingi. polyt. Joum. 1866, Bd. 182, S. 329. 
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139,2°CTemperaturbeheizt Sie werden von vier hohlen Säulen abisd (Abb.153) 
getragen, von denen a und c der Zuführung des Heizdampfes, bund d der 
Ableitung des Kondensationswassers dienen. Innerhalb des Dampfraumes 
der Teller befindliche Scheidewände (Abb. 153 B links) bewirken die gleich
förmige Ausbreitung des Dampfes über die Tellerfläche und damit das gleich
mäßige Durchwärmen des auf dieser liegenden Trockengutes. Eine in der 
Mitte der Tellerreihe stehende Welle e trägt oberhalb eines jeden Tellers 
ein Armkreuz t mit beweglich angeordneten Schabern oder Kratzern, die 
beim Umlauf der Welle das Trockengut durcheinandermischen, so daß immer 

evcllt. v.ft neues, noch feuchtes Gut mit der A 
Heizfläche in Berührung tritt 
und die entstehenden Dämpfe 
entweichen können. Zugleich 
bewirkt eine geeignete Schräg
stellung der Schaber zur Um
laufrichtung (Abb. 153 B rechts) 
die Verschiebung des Trocken
gutes von Tellerrand zu Teller
rand, wo den Teller durchsetzende 
Durchlässe gl g2 das Gut nach 
dem nächsttieferen Teller ab
fließen lassepI. Abb. 154 zeigt 
den Aufbau des ganzen Ofens. 

Gleichartig eingerichtete 
Telleröfen mit sechs in 400 mm 
Abstand übereinanderliegenden 
Scheiben von 1,8 m Durchmesser 
haben in Salzsiedereien beim 
Trocknen des Feinsalzes mit 
Vorteil Anwendung gefunden2 • 

Eine besondere Ausführungs
form eines Tellertrockners findet 
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Abb. 1M. Tellerofen. 
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sich bei dem von R. Haack angegebenen Vakuumapparat zum Eintrocknen 
flüssigen Trockengutes3• Bei diesem Apparat sind die hohlen kreisförmigen 
Dampfplatten auf winkelförmigen Trägern im Innern eines allseitig geschlosse
nen mehrteiligen Eisenblechkessels befestigt, aus dem die Luft bzw. die wäh
rend des Trockenvorganges entstehenden Dämpfe abgesaugt werden. Das 
flüssige Trockengut (Milch, Blut usf.) tritt durch eine hohle Welle in den Kessel 
ein und wird oberhalb einer jeden DaIl}pfplatte durch ein Siebrohr in dünner 
Schicht verteilt, das aus der Welle hervortritt und mit ihr umläuft. Zum Ab-

1 Über Zei~zer Dampftelleröfen siehe MuspraU: Chemie, Ergänzungsband 1. I, 
S. 348 u. 378. - Neuere Anordnungen auch DRP. NI'. 271 418 vom 4. April 1913 und 
Nr. 276246 vom 30. Juni 1912. 

2 ZeitschI'. f. Berg., Hütten· u. Salinenw\'scn 1872, Bd. 20, S. 36. 
3 DRP. NI'. 202416 vom 13. April 1907. 

Fis c her, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 11 
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heben der eingetrockneten Schicht dienen Streichbleche, die an Armen der 
Welle federnd derart befestigt sind, daß sie unmittelbar vor den Siebrohren 
liegen, bei der Drehung der Welle also den Rohren vorangehen, so daß die 
für das Eintrocknen der aufgetragenen dünnen Flüssigkeitsschicht erforder
liche Zeit die Umlaufszeit der Welle bestimmt. Das abgeschabte feste Trocken~ 
gut wird von einer Sammelrinne im unteren Teile des Trockenapparates 
aufgenommen und aus dieser durch mit der Welle umlaufende Streichbleche 
entfernt. 

AIs Röhrentroc kner kommen vornehmlich zwei Bauarten in Betracht. 
Nach der einen besteht der Trockner aus mehreren wagerecht übereinander
liegenden und wechselendig durch Rohrstutzen verbundenen rohrarti~en 

Kesseln, die zuweilen bis 2 m Durchmesser und 12 m Länge erhalten und 

)(ollkol7le 

/ 

b 

Troclrenltffr 

.\ bb. I,,;;. Hühren tr,,..k n r . 

im Innern mit Einrichtungen zur Förderung des Trockengutes bz:w. drehbar 
gelagerten Röhrenbündeln ausgerüstet sind, die ebenso wie die Doppelwan
dungen der Kessel von Heizdampf durchströmt werden. Das Trockengut 
(Getreide, Salz, Stärke u. dgl.) wird dem obersten Trockenrohr durch eine 
luftdicht schließende Schleuse zugeführt, durchwandert die einzelnen Rohre 
der Reihe nach und verläßt das letzte (unterste) derselben durch eine luft-· 
dicht schließende Austragvorrichtung. Die Trocknung geschieht bei einem 
Unterdruck von etwa 700 mm Quecksilbersäule und 40 bis 45 0 C Trocken
temperatur 1. 

Die andere Bauart wird durch den Röhrentrockner von A. Sch ulz in 
Halle2 vertreten und hat durch die fast allgemein erfolgte Einführung in die 
Brikettindustrie, wo sie den Tellerofen mit Vorteil ersetzt, große Verbreitung 
gefunden. Wie aus der Abb~ 155 zu ersehen ist, besteht der Trockner aus 

1 Marr: Das Trocknen und die Trockner. Siehe auch DRP. Nr. 85 100 vom 4. Ja
nuar 1895; Nr. 9~ 542 vom 22. Juni 1897; Nr. 99805 vom 4. November 1897. 

2 DRP. Nr. 32220 vom 19. Dezember 1884. Glückauf 1918. S. 717. 



Das Abtreiben. 163 

einer unter 3 bis 4 0 gegen die Wagerechte geneigten und drehbar gelagerten 
Trommel, deren Endböden durch eine größere Zahl 80 bis 100 mm weiter 
Rohre verbunden sind. Die Drehzapfen a und· b der Trommel sind hohl 
und mittels Stopfbüchse~ an Rohrleitungen angeschlossen, von denen die 
in den oberen Zapfen a mündende den Heizdampf zuführt, die von dem unteren 
Zapfen b ausgehende der Ableitung des Kondenswassers dient!, das durch 
ein Schöpfrohr caus der Trommel entnommen und in die Höhlung des Zapfens-b 
entleert wird. Der in die Trommel eintretende Heizdampf wird durch etn 
weites, die Trommelböden verbindendes Siebrohr d verteilt, so daß er die 
Troc}{enrohre allseitig umspült und gleichmäßig erwärmt. Das feuchte 
Trockengut wird einem Rumpf e entnommen und tritt unter Vermittlung 
einer Verteilwalze am öberen Trommelende in die Trockenrohre ein, in denen 
es infolge· der Neigung und der kreisenden Bewegung der Rohre den tieter
liegenden. Rohrenden zufließt. Auch wird die Einführung des Gutes in die 
Rohre durch Leitbleche2, Einführdüsen3 oder Stöpfapparate' vermittelt und 
das Durchfließen der Rohre durch in diese eingelagerte Förderschnecken 
unterstützto. Das die Rohre durchwandernde Trockengut füllt den Rohr
queJ:Schnitt nur zum Teil aus. Durch den freibleibenden Raum bewegt sich 
in der gleichen Richtung wie das Trockengut ein Luftstrom und führt die 
verdampfte Feuchtigkeit einem Schornstein f zu. Die Luft tritt durch den 
Kanal g in das die Trockentrommel umhüllende Gehäuse h und strömt, nach
dem sie sich hier erwärmt hat, mit relativ geringem Feuchtigkeitsgehalt 
gleichzeitig mit dem Trockengut in die Rohre ein. Da das die Rohre bei i 
verlassende trockene Kohlenpulver zum Verstäuben neigt, wird dem Mit
reißen des .staubes durch die aus den Rohren hervortretenden Brüdenströme 
entweder durch Kapseln6 vorgebeugt, welche das Trockengut während des 
größeren Teiles des Trommelumlaufes am Abfluß hindern und hierbei dem 
Brüdenstrom entziehen, oder es wird das Trockengut gesondert von diesem 
abgeführt? Trotz dieser Vorkehrungen mitgerissener Kohlenstaub gelangt 
in einer in den Brüdenabzug eingeschalteten Staubkammer zur Abscheidung 
oder wird durch Einspritzen von Wasser niedergeschlagen. Zuweilen wird 
das Rohrbündel ohne umhüllenden Mantel in einen von den Rauchgasen 
einer Feuerung durchzogenen Raum eingelagert und von diesen im Gleichstrom 
umflossen, während innerhalb der Trockenrohre liegende Dampfrohre eine 
Nebenheizung vermitteln8• 

Bei 7 bis IO m Trommetlänge und 80 bis 480 Rohren von 80 bis 100 mm 
Durchmesser schwankt die dem Trocknen dienende Heizfläche etwa zwischen 

1 .DRP. Nr. 224 707 vom 9. Oktober 1909. 
2 DRP. Nr. 180714 vom 30. De~ember 1905. 
3 DRP. Nr. 102067 vom 22. März 1898. 
4 DRP. Nr. 32220 vom 19. Dezember 1884. 
5 DRP. Nr. 223200 vom 30. November 1909. 
8 DRP. Nr. 32220 vom 19. Dezember 1884; Nr. 205844 vom 20. November 1907; 

Nr. 234173 vom 1. Juni 1910. 
7 DRP. Nr. 101 913 vom 22. April 1898. 
8 DRP. Nr. 223200 vom 30. November 1909. 

11· 
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250 bis 840 qm und beträgt die in der Stunde verdampfte Wassermenge 
2,2 bis 4,7 kg. Hierbei wird der Wa.'lsergehalt der Braunkohle von 60 v. H. 
auf 12 v. H. vermindert. Arbeitsverbrauch 1 bis 1,5 PS. 

Die Walzen- oder Trommeltrockner, in der Gewebeappretur auch 
Zylindertrockenmaschinen genannt, werden in Ein- und Mehrwalzen
trockner eingeteilt. Die letzteren enthalten zuweilen bis zu 30 Trommeln, 
die in einer oder zwei wagerechten oder senkrechten Reihen in einem Gestell 
vereinigt sind. Ihre hauptsächlichste Verwendung finden die Trommeltrockner 
bei der Appretur der Gewebe, in der Pappen- und Papierfabrikation, beim 
Trocknen teigiger Massen und beim Eintrocknen von Flüssigkeiten, wie 

Abb. 156. Zweiwalzentrockner. 

Biertreber, Schlempe, 
Milch, Blut u. dgl. 

Für das Trocknen VOll 

Geweben sind mit Dampf 
beheizte Ein walzen
t ro c k ne r bereits Anfang 
der 1850er Jahre durch 
J. Flet8cher1 in England 
angewandt worden, für 
das Trocknen erdiger 
Massen, z. B. Ton, hat 
sie der Amerikaner J one8 
1860 empfohlen. In neu
erer Zeit, wo die Her
stellung von' Kartoffel
flocken für die Land
wirtschaft und die Nah
rungsmittelgewerbe ein 
Bedürfnis geworden ist, 

haben die Einwalzentrockner auch in beschränktem Maße hierfür Verwendung 
gefunden. Meist stehen jedoch für diesen Zweck Zweiwalzentrockner in 
Gebrauch, die verhältnismäßig günstigere Leistungen ergeben und sich 
dabei außer durch einfachen Bau durch erhöhte Wirtschaftlichkeit des Be
triebes auszeichnen. 

Die beiden hohlen Gußeisellwalzen w1 w2 eines solchen Trocknen! (Abb. 156) 
haben etwa 1200 mm Länge bei 600 mm Durchluesser, sind auf dem Umfang 
sauber abgedreht und stehen durch hohle Zapfen, die in Stopfbüchsen enden, 
einerseits mit der Zuleitung des auf 5,5 bis 6 Atm gespannten Heizdampfes, 
andererseits mit der Ableitung des Kondensationswassers in Verbindung. 
Das aus gedämpften Kartoffeln bestehende Trockengut wird mittels zweier 
Rühr- oder Knetwalzen ab, die in dem Zuführtrichter c gHagert sind, in eine 
breiige Masse verwandelt und durchläuft darauf den nur 1 mn, oder weniger 
großen Spalt zwischen den Walzen, wobei dic entstehenden Dämpfe beständig 
aus dem unterhalb der Walzen befindlichen Brüdenfang d abgesaugt werden. 

1 Eng!. Pat. NT. 14097 vom 29. Oktober 1852. 
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Die zwisehen den Walzen durchtretende Kartoffelmasse haftet an den heißen 
Walzenfläehen und wird infolgedessen bei ihrem Austritt in zwei Teile g~
spalten, so daß sich jede der beiden Walzen mit einer dünnen Schicht der 
Masse bedeckt, die erst nach völliger Trocknung von den scharf gegen die 
Walzenmäntel angestellten Scpabmessern e f abgestrichen wird und die 
0,2 bis 0,25 mm dicken plattenförmigen Flocken mit etwa 10 bis 12 v. H. 
Wassergehalt . liefert .. Bei 0,16 m Umfangsgeschwindigkeit der Walzen in 
der Sekunde, 242,5 kg stündlichem Dampf- und 0,75 PS Arbeitsverbrauch 
verarbeitet ein derartiger Zweiwalzentrockner nach Parrow1 in der Stunde 
ungefähr 200 bis 250 kg rohe Kartoffeln. Zuweilen findet bei den Zweiwalzen
trocknern eine Nachtrocknung des die Walzen verlassenden Trockengutes 
in einer mit Dampf geheizten und mit einem Rührwerk versehenen Mulde 
statt. Auch werden solche Muldentrockner2 zuweilen als selbständige 
Trockeneinrichtungen benutzt. 

AhL. 157. Zylindertrockenma~chine, l·seitiger Anstrich. 

In den vornehmlich zur Gewebetrocknung benutzten mehrzylindrigen 
Trockenmaschinen werden die Trockentrommeln reihenweise und eng zu
Hammenliegend angeordnet und das zu trocknende Gewebe so über dieselben 
geführt, daß es sie auf einem tUllliehst großen Bogen ihres Umfanges um
spannt. Bei zweireihiger Anordnung sind die Trommeln so gegeneinander 
versetzt, daß die Trommeln der einen Reihe den Zwischenräumen gegenüber 
liegen, die zwischen den benachbarten Trommeln der. anderen Reihe ver
bleiben. Die Reihen selbst liegen oder stehen, je nachdem es die Größe des 
Aufstellungsraumes erfordert, und es werden dementsprechend horizontale 
und vertikale Zylindertrockenmaschinen unterschieden. Bei. einreihigen 
Maschinen erfolgt nach der Abb. 157 die Führung des Gewebes derart, daß 
nur eine der Gewebeseiten mit den Trommeln in Berührung kommt. Dies 
ist notwendig, wenn infolge einseitiger Appretur des Gewe.bes die mit Appretur
masse bedeckte Gewebeseite von der heißen Trockenfläche ferngehalten 
werden muß, um das Anhaften an dieser bzw. eine Schädigung der Appretur 
zu vermeiden. Bei zweireihiger Anordnung nach Abb. 158 tritt ein Wechsel 
der berührten Fläche des Gewebes ein, die \Värmeübertragung verteilt sich 
gleichmäßig auf beide Gewebeseiten und hat die Beschleunigung der Trock-

1 E. Parrow: Handbuch der Kartoffeltrocknung, Berlin 1916, S. 290f. 
t DRP. Xr. 228200 vom 9 .. Tuni 1909. 
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nung zur Folge. Die meist aus Kupferblech hergestellten Trockentrommeln 
erhalten bei 2 ni übersteigendem Durchmesser einen ringförmigen Dampf
raum. Für das Trocknen leichter Kattune, Spitzen u. dgl. sind 500 bis 600 mm, 
für schwere Gewebe 1000 bis 1750 mm die üblichen Trommeldurchmesser. 
Die Laufgeschwindigkeit des Gewebes ist gleich der Umfangsgeschwindigkeit 
der Trommel und schwankt zwischen 1 bis 1,5 mi. d. Sek., die Spannung des 
Heizdampfes zwischen 2 bis 6 Atm. Die Trommeln sind durch Stirn- oder 
Kegelräder derart verbunden, daß sie gleiche Umfangsgeschwindigkeit besitzen, 
so daß das Gewebe ohne Streckung und Verzug durch die Maschine geführt 
wird. Dabei geht der Antrieb von der mittleren Trommel aus und verteilt 

I 
i 

I 
i 

I 

'. 

AbI>. I~. Zylindertrockenmaschine, 
2 sei tiger Anstrich. 

sich nach beiden Seiten .. Ein in das 
Getriebe eingeschaltetes Reibscheiben
paar dient zur Regelung und An
passung der Transportgeschwindigkeit 
andie Art des Gewebes und den beabsich· 
tigtenVerlauf des ·Trockenvorganges. 

Die Durchleitung zarter, beson
derer Schonung bedürfender Gewebe 
(Spitzen) 'durch die Trockenmaschine 
wird zweckmäßig durch ein endloses 
festes Gewebe unterstützt, das die 
Trockenfläche der Trockentrommei um
spannt und das zu trocknende Gewebe 
gegen den Trommelumfang preßt, wäh
rend es mit der gleichen Geschwindig
keit wie dieser sich vorwärts bewegt. 
Derartige sog. Mitläufer werden auch 
benutzt, wemi es sich darum handelt, 
aus kürzeren Stücken bestehendes 
Trockengut an den Heizflächen von 
Trommeltrockenmaschinen vorüberzu
führen, wie dies an einem zum Trocknen 
von Papptafeln bestimmten Trommel

trockner gezeigt werden soll. Der in Abb.159 dargestellte Trockner l ist ein Drei
walzentrockner. Der Übergang der e~wa 700 X 1000 nim großen Papptafeln 
von einer Trommel zur anderen erfolgt unter Beihilfe von drei Mitläufertüchern 
abc derart, daß die beiden Flächen der Tafeln abwechsefnd mit den Heizflächen 
tier drei Walzen in Berührung treten. Die Tücher bestehen aus feinmaschigem 
Messingdrahtgewebe, das die Ableitung der Dämpfe fördert und dadurch den 
Trockenvorgang beschleunigt. Jeder der Mitläufer ist durch vier Leitwalzen und 
eine Spann walze geführt und umschließt die zugehörende Trommel auf etwa drei 
Viertel ihres Umfanges. Den übergang des Trockengutes von Trommel zu 
Trommel sichern Abstreifbleche e /, die sich gegen den Umfang der ablieferhden 
Trommellehnen. Die Trommeln sind von Gußeisen und werden mit Dampf von 

1 Civilingenieur 1877, Bd. 23, S. 543. 
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2 bis 2,5 Atm. Spannung beheizt. Jede Pappe verweilt etwa 104 Sekunden 
in der Maschine und durchläuft dabei eine Heizfläche von etwa 8 m Länge. 
Stärkere Pappen werden zweimal durch die Maschine gelassen. Die Trocken
trommeln messen 1200 mm im Durchmesser und sind bei 1000 mm Pappen
breite 1100 mm lang. Umfangsgeschwindigkeit = 85 mm in 1 Sek., Stunden
leistung = 80 bis 90 kg trockene Pappe bei rd. 40 v. H. anfänglichem Wasser
gehalt. 

Abb. 159. Drelwalzentl'ockner. 

c) Das Eindampfen. 
Lösungen, Emulsionen und Mischungen von brei- oder musartiger Be

schaffenheit werden durch Abspalten eines Teiles ihres Flüssigkeitsgehaltes 
konzentriert oder eingedickt, zuweilen auch eingetrocknet. Im letzteren 
Fall ist die Abspaltung aller oder doch des größten Teiles der Flüssigkeit 
der Endzweck der Arbeit. Bei Salzlösungen führt der Umstand, daß eine 
gegebene Flüssigkeitsmenge bei einer gegebenen Temperatur stets nur einen 
bestimmten Mengenanteil festen Stoffes gelöst enthalten kann, dazu, daß 
bei fortschreitender Konzentration der Lösung. durch Abtreiben von Flüssig
keit die Salze allmählich ausfallen bzw. im Trockenzustand erhalten werden. 

Das gebräuchlichste Verfahren, das Abspalten der Flüssigkeit zu be
wirken, ist das Abdampfen oder Eindampfen, d. i. das Überführen 
der abzuscheidenden Flüssigkeitsmenge in Dampfform, ohne daß die Wieder
gewinnung der verdampft;en Flüssigkeit beabsichtigt ist. Das Mittel hierz~ 
bietet die Erwärmung der Flüssigkeit, wobei der erforderliche Wärmeauf
wand,entweder durch den Wärmegehalt der Atmosphäre oder durch künst
liche Wärmeerzeugung, also vorzugsweise durch Verbrennen geeigneter Brenn
stoffe, gedeckt wird. Im letzteren Fall erfolgt das Verdampfen entweder durch 
unmittelbare Einwirkung der heißen Verbrennungsprodukte auf das Scheide
gut, oder es erfolgt unter Benutzung eines zum Übertragen der Wärme dienen-
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den Zwischenmittels. Als solches findet meist gespannter Wasserdampf, 
seltener erhitzte atmosphärische Luft, Anwendung. Die künstliche Wärme
erzeugung bietet die Möglichkeit, das Scheidegut bis zum Siedepunkt der 
Flüssigkeit zu erwärmen und dadurch die Verdampfung zu beschleunigen 
und auf das Höchstmaß zu heben. Je nachdem das Scheiden unter Ausnutzung 
des natürlichen Wärmegehaltes der Atmosphäre oder bei Siedetemperatur 
der Flüssigkeit, also unter Anwendung künstlicher Erwärmung, stattfindet, 
wird das Scheiden durch Verd unsten und das Scheiden durch Verdampfen 
oder Versieden unterschieden. Vielfach dient das erstere bei großer Menge 
und starker Verdünnung des Scheidegutes nur zu dessen Anreicherung und 
damit als Vorarbeit für das Versieden. 

Dem geringen Wärmegehalt der Luft entsprechend, setzt das Verdunsten 
eine weitgehende Verteilung des Scheidegutes voraus, damit es der Luft 
eine große, dem Wärmeaustausch günstige Berührungsfläche darbiete. Dabei 
ist eine stetige Bewegung der Luft, sei sie natürlichen oder. künstlichen Ur
sprungs, der Verdunstung förderlich, indem sie zur raschen Beseitigung der 
entstehenden Dünste führt und damit immer neue Berührungsflächen zwischen 
dem Scheidegut und der an Feuchtigkeit armen Luft schafft. Auch bei dem 
Versieden ist für die dauernde Abführung der sich bildenden Flüssigkeits
dämpfe, der sog. Brüden, Broden oder Wrasen, zu sorgen. Bei offenen 
Sudgefäßen geschieht dies entweder durch Aufstellen der Gefäße in offenen, 
von Luftströmungen durchzogenen Räumen oder unter dachartigen W ra se n
fängen, deren Abzug mit einem Schornstein oder einer sonstigen Zugein
richtung in Verbindung steht. Bei dem Eindampfen in geschlossenen kessel
artigen Gefäßen kann das hier stets erforderliche Absaugen des Brodens 
ohne Schwierigkeit mit einer solchen Druckverminderung im Innern des 
Siedegefäßes verbunden werden, daß die Siedetemperatur des Scheidegutes 
herabgesetzt wird; ein Vorteil, der bei einer bestimmten Beschaffenheit des 
Gutes für die Wahl der Siedeeinrichtung bestimmend werden kann. Auch 
gestattet die Verwendung geschlossener Verdampfkörper das mehrfache 
Hintereinanderschalten solcher derart, daß die in den vorhergehenden, unter 
höherem Druck erzeugten Dämpfe zum Beheizen der nachfolgenden, l1nter 
geringerem Druck stehenden, dienen. Die Ventilation der Verdampfer ge
schieht entweder durch eine Luftpumpe oder durch Kondensation der aus 
ihnen abziehenden Dämpfe oder durch gleichzeitige Anwendung beider 
MitteP. 

1. Die Verdunstungseinrichtungen. 
Eindampfeinrichtungen, welche auf dem Verdunsten des flüssigen An

teiles eines Scheidegutes beruhen, finden vornehmlich bei der Gewinnung 
von Salzen aus wässerigen Lösungen Anwendung. Diese Lösungen sind ent
weder natürlichen Ursprungs, wie das Meerwasser mit durchschnittlich 
3,5 v. H. Salzgehalt oder das Wasser mancher Binnenseen und Salzquellen, 

1 A. Pe8Chl: über Abdampfapparate in Verbindung mit der trockenen Schieber
luftpumpe mit potenzierter Leistung. Prag-Smichow 1886. 
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das zuweilen eine gesättigte Sole mit 28,8 v. H. Salzgehalt darstellt, oder sie 
verdanken ihre Entstehung der künstlichen Auslaugung von Salzlagerstätten, 
die in früherer Zeit durch Ablagerungen aus Meerwasser entstanden sin,d. 

Der Konzentration des Seewassers, die schließlich z}lm Auskrystalli
sieren des Salzes führt, dienen an manchen örtlich und klimatisch günstig 
gelegenen Küsten, unter . Ausnutzung der das Verdunsten des Wassers för
dernden Sonnenbestrahlung und Windströmung, flache Bodenmulden oder 
sog. Salzgiirten, d. s. künstlich ausgehobene, in kleinere unter sich 
verbundene Abteilungen oder Beete zerlegte und an Boden und Wänden 
durch Lehmstampfung gedichtete flache Becken, die staffelförmig angeordnet 
sind und von dem Salzwasser langsam durchflossen werden. Während 
in dem ersten der Becken nur die Anreicherung der Lösung durch Verdunsten 
des Wassers erfolgt, findet in den folgenden Becken erst die Ausscheidung der 
schwerer löslichen Kalk- und Magnesiasalze und sodann die des Koch
salzes (Chlornatrium) statt. Nach Muspratt liefert 1 ha Fläche etwa 800 kg 
Salzl. 

Zum Anreichern von Lösungen, die Solquellen oder Auslaugstätten ent
stammen, dienen Regen- oder Gradierwerke. Sie bestehen aus 9 bis 10 m 
hohen Holzgerüsten, dc::ren Langseiten durch Wände von übereinander
geschichteten Bündeln aus Schwarzdornreisern gefüllt sind. Dadnrch, daß 
die Reisigwände senkrecht zur herrschenden Windrichtung stehen und daher 
fast dauernd von einem Luftstrom gekreuzt werden, wird die Verdunstung 
der über sie in einem Tropfenregen herabrieselnden Salzsole erheblich ge
fördert. Die VmteiIung der Sole über die Dornwand geschieht mittels Rinnen, 
die auf der Höhe des Gerüstes den Wänden entlang .laufen und an den Über
laufkanten Einkerbungen besitzen, durch welche die überfließende Sole in 
Tropfen aufgelöst wird (Tröpfeirinnen). Um das Niederrieseln an den Dorn· 
wänden zu fördern, werden diese etwas überhängend angelegt (Dossierung 
der Dornwände). Die mit dem Verdunsten der Sole verbundene Abscheidung 
der Kohlensäure bedingt das Ausfallen der in Lösung befindlichen kohlen
sauren Kalk- und Magnesiasalze, die in Gemeinschaft mit dem durch die Ver
dunstung ausgefällten 'Gips als Dornstein allmählich die Reiser überkrusten, 
während die durch die Verdunstung entwässerte und dadurch verstärkte 
Sole am Fuß des Dorngerüstes von dem Solkasten aufgenommen wird. Zur 
weiteren Verstärkung wird die Sole wiederholt über das Gradierwerk geleitet 
und dabei von anfänglich 4 bis 12 v. H. Salzgehalt auf 16 bis 25 v. H. ange
reichert, um später bei diesem Gehalt versotten zu werden. 

In neuerer Zeit finden den Gradierwerken ähnlich wirkende Regel1-
und Rieseltürme mannigfache Anwendung, in denen ein aufwärtsziehender 
Luftstrom der mittels Düsen zerstäubten niederfallenden Sole entgegen
geleitet wird 2. 

1 Näheres siehe "l/ll.'Jpratt: Chemie 4. Auf!., Bd. VI, S. 598; Lueger: Lexikon der 
gesamten Technik Ud. VII, S. 560. 

2 Beispiele siehe DRP. Nr. 34392 vom 17 April 1885 und Zusatz Nr. 46726 vom 
12. August 1888. - DRP. Nr. 76546 vom 24. Dezember 1893. 
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Für das Trennen von Gemischen aus Flüssigkeiten verschiedener Flüchtig
keit, z. B. Alkohol und Wasser, das Eindicken von Fruchtsäften und anderen 
Stoffen, die infolge zäher Beschaffenheit leicht aufblähen, sind Verdunstungs
apparate empfoh}en worden, bei denen auf einer Achse befestigte, bis 1 qm 
große, kreisförmige MetaUblechscheiben bis zur Achsenhöhe in das erwärmte 
Scheidegut tauchen, dieses bei langsamer Drehung der Scheiben in dünner 
Schicht aufnehmen und dem die Verdunstung fördernden und die Dünste 
abführenden Luftstrom wiederholt darbietenl . 

2. Die Yerdampfungseinrichtungen. 
Die mit künstlich erzeugter Wärme versorgten Verdampfungseinrich

tungen sind entweder offene Pfannen, sog. Sie:lepfannen, oder geschlossene 
Kessel; letzteres immer dann, wenn der gebildete Dampf noch anderweite 
Verwendung finden soll. 

lX) Eindampfen in offenen Pfannen. 

Die offenen Ein d a m p f p fa n n e n , Ab d a m p f pf a n ne n und 
Abdampfschalen sind bei kleinen Abmessungen, wie sie beispielsweise 
in der Holzessigfabrikation beim Eindampfen der Kalkacetat- und Natrium
acetatlösungen Anwendung finden, mit Dampf beheizte halbkugelige Schalen, 

zuweilen mit aufgesetztem 
zylindrischen Rand, Abb. 160. 
In der Sodafabrikation und 
bei der Verarbeitung der Ab
raumsalze dienen rechteckige 
Eisenblech- oder (seltener) 
Gußeisenpfannen von 15 bis 
20 qm Grundfläche zum Ein

~~~~~~~§?a~~~~~~~~ dampfen der Mutterlaugen, 

Abb, 160. Eindampfpfanne. und ähnliche Pfannen, aber 
von erheblich größeren Ab

messungen (100 bis 150 qm, zuweilen bis 300 qm Bodenfläche), finden 
in den Salzsiedereien beim Eindampfen der auf 20 bis 25 v. H. Salz
gehalt in Gradierwerken angereicherten Sol wässer Benutzung. Der Boden 
der rechteckigen Pfannen ist entweder eben und in der Nähe einer Langseite 
mit einer Rinne versehen, welche das Sammeln und Ausschöpfen der aus
fallenden Salzkrystalle erleichtert: Planpfanne (Abb.161), oder er ist 
zum gleichen Zweck nach d(:r Mitte zu rinnenförmig vertieft: Boo t pfa n ne 
(Abb. 162), oder er ist zur Vergrößerung der Heizfläche nach oben gewölbt: 
Koffer- oder S,attelpfanne (Abb. 163). Während die erstgenannten Boden
formen flachen, nur etwa 300 bis 500 mm hohen Pfannen eigentümlich sind, 
erhalten die Sattelpfannen bis zu 1,8 bis 2 m Höhe und werden zuweilen 
noch mit zwei dem Boden gleichlaufenden Flammenrohren a ausgestattet, 

1 DRP. Nr. 17935 vom 20. August 1881. 
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die von den Heizgasen durchströmt werden 1. ·Pfannen, in denen die aus
fallenden Salze fest anhaftende Krusten bilden, erhalten vielfach halbzylin
drische .Form und werden mit .drehenden 
oder schwingenden Rühr- und Schab
werken ausgerüstet, welche die Krusten 
abschaben ul).d über den Pfannenrand nach 
außen befördern2, Auch ist vorgeschlagen 
worden, nur die Seitenwände der Pfanne 
zu beheizen, so daß nur an diesen die 
Krustenbildung stattfindet, sowie den 
Boden trichterförmig zu vertiefen, um die 
zur Ausscheidung kommenden und nieder
sinkenden Salze in unterbrochenem Be
trieb mittels eines Schöpfwerkes aus der 
Pfanne entfernen zu können 3. . 

Die hohe Siedetemperatur mancher 
konzentrierter Laugen (120 bis 125 0 C) 
führt zur Beheizung· der Siedepfannen 
unmittelbar durch Feuergase, die ent
weder unter den -Pfanneilboden: u n ter
schlächtige Feuerung, durch die 
Pfanne durchdringende Flammenrohre : 
mittelschlächtige Feuerung, oder 

~-------,~ 
Plollpfonne 

8ootpfonne 

J'eTltelp/onne 
Abb. 161-163. Eindampfpfannen. 

über den unbedeckten Solenspiegel geleitet werden: oberschlächtige 
;Feueru ng. Bei Planpfannen der Salzsiedereien, die mit Bodenheizung ver
sehen sind, bilden nach Abb. 164 unterhalb des Bodens in der Längen
richtung der Pfanne 
verlaufende, den Bo
den stützende Tren
nungswände b im Heiz
raum schmale Kanäle, 
durch· welche die 
Feuergase gleichge
richtet oder im Zick
zacklauf fließen. Ein 
über der Pfanne hän
gender Brodenfang a 
führt die Dämpfe ab, Abb. 164. Planpfanne mit Brodenfang. 

läßt aber am Rand der Pfanne dem Arbeiter genügend Raum zum 
Durchrühren der Pfannenfüllung und Ausheben des Salzes. 

Mit oberschlächtiger Feuerung arbeitende Eindampfeinrichtungen finden 

1 DRP. Nr. 18 960 vom 15. November 1881. 
2 DRP. Nr. 771 vom 4. September 1877, mit Zusätzen Nr. 7861 vom 25. Januar 

1879, Nr. 10 336 vom 27. November 1879 und Nr. 32 290 vom 15. Januar 1885. 
3 DRP. Nr. 5647 vom 12. November 1878. 
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insonderheit bei dem Verarbeiten der Wollwaschwässer auf Pottasche, b~i 
dem Umarbeiten von Spiritusschlempe zu Schlempekohle, dem Versieden 
der durch Auslaugen gerösteter Alaunerze (Alaunschiefer und Alaunerde ) 
gewonnenen Rohlaugen und für ähnliche Zwecke Verwendung. Die Einrich
tungen sind Flammöfen, deren Herd die eiserne oder (bei der Alaun
gewinnung) auch bleierne Siedepfanue trägt. Die auf dem vorgelagerten Feuer
herd zur Entwicklung gebrachte oder einer Gasfeuerung 1 entstammendp 

.\Lb. W.'. Eindampf. uu<! 'aleini ,,.of 11. 

Flamme schmiegt ein Deckengewölbe dem Flüssigkeitsspiegel au, oder es 
gibt zur freien Flammenentfaltung Raum, damit die Wärme nur durch Strah· 
lung auf die Pfannenfüllung übertragen werde2• Vielfach werden auch nach 
Abb. 165 die Eindampfpfannen ab, um sie der Einwirkung der heißesten 
Flammengase zu entziehen, in" die· Feuerzüge des Ofens eingesetzt 
und ihnen auf dem Herd des Ofens eine Trocken- oder Calcinierpfanne c 
vorgelagert, in welche die eingedampfte Lauge zeitweise übergeführt wird. 

--------" -- Zur Steigerung 

ALb. 166. Eindampfer mit Verdunstungsseheiben. 

der Verdampfung ha
ben nach dem Vor
gang von Theisen3 

mit Vorteil auch die 
bereits erwähnten 
V erd unstungsschei. 

ben in der' durch 
die Abb. 166 wieder-

gegebenen Anordnung Anwendung gefunden. Nach einer Angabe von 
Muspratt 4 erhöhten 120 auf zwei Achsen verteilte Tauchscheiben von 
900 mm großem Durchmesser und 90 qm Verdunstungsfläche bei 25 Um
drehungen in der Minute die im Tag verdampfte Flüssigkeitsmenge von 
30 cbm auf 4:> cbm. Hierbei verminderte sich der Kohlellverbrauch von 135 kg 
auf 7;; kg für 1 cbm verdampfte Flüssigkeit. 

Neuere Abdampfverfahren gründen sich auf den teilweisen Ersatz der 
bei dem Verdampfen des Scheidegutes verbrauchten Wärmemenge durch 

1 DingI. polyt. Journ. 1878, Bd. 229, S. 158. 
" Friedrich SiemeWJ: Über den Verbrennungsprozeß. Berlin 1887. 
:I DRP. Nr. 28 241 vom 25. Oktober 1883. 
~ Muxpratt: Chemif', 4. Aufl., Bd. IV, ~. 867. 
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mechanische Arbeit (1 WE = 424 mkg), die durch Ausnutzung von W~sser
kräften oder mittels Wärmekraftmaschinen gewonnen wird. Hierbei führen 
zwei Wege zum Ziel: 

1. die Benutzung der Kraftquelle zur Druckverminderung im Ver
dampfungsraum mit Hilfe von Luftpumpen oder Kondensatoren; 

2. die Benutzung der KraftqueIIe zur Verdichtung und damit verbun
denen Temperaturerhöhung des im Verdampfer erzeugten Dampfes mittels 
Kompressionsmaschinen, so daß er erneut als Wärmequelle bei der Weiter
führung des Eindampfens dienen kannl . 

Der erste der beiden Wege wird beschritten, wenn die Anwendung einer 
höheren Siedetemperatur zu Stoffverlusten oder schädlichen Umwandlungen 
des Eindampfgutes führt; der zweite findet bei der Salzgewinnung zur Er
zeugung übersättigter Sole Anwendung, aus der sich bei eintretender Druck
verminderung die Saizkrystalle ausscheiden. In beiden Fällen treten ge
schIosllene Verdampfapparate, sog. Verdampfkörper, an die Stelle der 
offenen Eindampfpfannen. 

ß) I~indampfen durch unmittelbare Druckverminderung im Verdampfer. 
Von dem Eindampfen im "Vakuum" 2, das durch das Absaugen der 

l'ntstehenden Dämpfe erzeugt wurde, machen verschiedene Industriezweige 
Gebrauch. Vor allem ist es die Zuckerindustrie, die das Verfahren bei dem 
Verkochtm der Zuckersäfte anwendet, deren Siedetemperatur bei 760 mm 
Baromett\rstand je nach der Konzentration zwischen 100 bis 130 0 C schwankt; 
ferner fiIidet das Verfahren Anwendung bei der Fabrikation von Frucht
säften, dem Eindicken oder "Kondensieren" der Voll- und Magermilch, 
der Dextrinbereitung, dem Konzentrieren von Leimbrühen usw. In die 
Zuckerindustrie ist das. Verfahren, die Säfte bei geringerem als AtJmosphären
druck zu verkochen, bereits im Jahre 1812 von dem Engländer eh. Howard 3 

übernommen worden; in ihr hat es auch vorzugsweise seine weitere Ausbildung 
erfahren, für welche die Einführung der Mehrkörperapparate durch den Fran
zosen Rillieux in New Orleans4 einen wichtigen Abschnitt kennzeichnet. 

Die Verdampfkörper gelangen in liegender und stehender Anordnung 
zur Ausführung. Sie werden ausschließlich mit gespanntem Dampf beheizt, 
der zwischen Doppelböden, durch Dampfschlangen oder um Röhrenbündel 
fließt, die das flüssige Scheidegut umgibt. In der zylindrischen oder kugel
förmigen, aus Kupfer oder Eisenblech hergesteUten Kesselwand angeordnete 
Schau- oder Lichtgläser dienen der Beobachtung des Flüssigkeitsstandes 
und des Siedevorganges; Thermometer Druckmesser, Probenehmer usw. 

1 DRP. Nr. 6204 vom 6. Dezember 1878. 
2 Tatsächlich wird in den hier anzuführenden Eindampfapparaten nie mit einer 

völligen Lllftleere, einem "Vakuum", gearbeitet. Die Entluftung ist stets nur eine teil
weise. Man pflegt die Luftverdünnung in Millimeter Quecksilbersäule anzugeben. Da
bei entsprechen x mm einem Barometerstand b = (760 - x) mm, also entspricht der 
völligen Luftleere (x = Null) der Barometerstand beim Atmosphärendruck: b = 760 mm. 

3 Engl. Pat. Nr. 3607 vom 30. April 1812 und Nr. 3754 vom 20. Mai 1813. 
4 Genie industrielle 1852, Hd. 3, ~. 11, daraus DingI. polyt .• Journ. Bd. 126, So 22. 
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bilden die weitere Ausstattung. Das Absaugen der Dämpfe geschieht durch 
Pumpen oder Kondensatoren, deren Saugleitungen an die höchste Stelle des 
Verdampfers angeschlossen werden. 

Die Abb. 167 gibt die Einrichtung eines kugelförmigen Va k u u m -
apparates wieder, wie er u: a,. zum Eindampfen und'Eindicken von Frucht~ 
säften, Dextrinlösungen, Extrakten u. dgl. benutzt wird. Das Verdampf
gefäß besteht aus zwei Teilen, die durch Flanschringe a zusammengehalten 
sind und mit diesen auf einem Fußgestell b ruhen. Der untere Teil ist doppel
wandig und enthält die Dampfschlange c. Von dem Briidenfang d führt das 
Lei~ungsrohr e die bei dem Verkochen des Scheidegutes entstehenden Dämpfe 

d 

Abb. 167. Vakuumapparat. 
/(ondensol 

dem Kondensator I 
zu, wo sie durch das 
der Brause g entflies
sende Einspritzwas
ser verdichtet wer
den. Der Füllung 
des Verdampfkessels 
mit Scheidegut di~nt 
der Hahn h, das ein
gedampfte Gut wird 
nach dem Öffnen des 
Sperrventiles i durch 
den Ausflußstutzen 
abgelassen. Das 
Lichtglas k dient der 
Beleuchtung des Kes
selinnem und· der 
Beobachtung des 
Siedevorganges, das 
Mannloch l dem 
Reinigen ,des Ver
dampfers. 

Die in den Zuckerfabriken zum Eindampfen des Zuckersaftes dienenden 
Verdampfkörper (Abb. 168) sind aufrechtstehende zylindrische Eisenblech~ 
kessel, die im, unteren Teil den Heizkörper eIithalten. Diesen bildet eine 
größere Anzahl senkrechtstehender messingner Heizrohre a, die in zwei 
Zwischenböden des Kessels dampfdicht eingesetzt sind und von dem durch 
die Rohrleitung b zugeführten Heizdampf umspült werden. Der Abfluß des 
aus dem Dampf entstehenden Kondensates erfolgt durch das Rohr c. Den 
Zu- und Abfluß des Saftes vermittelt das durch ein Ventil verschließbare 
Rohr d. Der eingetretene Saft füllt den Kessel bzw. die Heizrohre soweit an, 
daß die oberen Rohrmündungen von einer dünnen Saftschicht überdeckt sind. 
Saftstand und Siedevorgang können durch die Schaugläser e1 e~ beobacht~t 

werden. Um das Übertreten des beim Verkochen allmählich dickflüssiger 
und zäher werdenden und infolgedessen zur Schaumbildung neigenden Saftes 
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in das Brüdenabzugsrohr f zu verhindern, enthält der obere Teil des Kessels 
einen Schaumabscheider, dessen von außen einstellbares Tellerventil g je nach 
dem Verlauf des Kochvorganges der DurchgangsöffnuIig des Zwischenbodens h 
mehr oder weniger genähert werden kann. Übertretende Saftteile w:erden von 
dem Teller zurückgehalten und fallen auf den Zwischenboden nieder, von 
dem sie durch ein enges Randrohr i dem Verdampfraum wieder zufließen. 

Erfolgt die Beheizung des Verdampfers durch Brüdendämpfe, wie es 
bei Mehrkörperapparaten der Fall ist, so scheiden sich in dem Heizraum 
bei der Kondensation des Heizdampfes Ammoniak und andere nicht ver 
dichtbare Gase ab, die sich unterhalb des oberen Rohrbodens sammeln und 
von denen das Ammoniak 
zerstörend auf die Messing
rohre einwirkt. Um dem 
vorzubeugen, ist der Heiz
raum durch enge Rohr
leitungen k mit dem Brü
denraum des Naclibar
apparates verbunden, so 
daß unter der Wirkung des 
in diesem herrschenden 
Unterdruckes die Gase ab
gesaugt werden. 

Um eine möglichst vor
teilhafte Ausnutzung der 
Brüdendämpfe zu erzielen, 
werden 2, 3, 4 oder selbst 
5 Verdampfkörper gleicher 
Bauart durch Hintereinan
derschalten zu Verdampf
systemen derart vereinigt, 
daß die in einem der Körper 
entstehenden Dämpfe dem 
folgenden Körper als Heiz

Sojtdomp/ 

g 

k k 

a 

LJ 
I ~~~~ /(ondenSQ/' 

Abb. 168. Verdampfkörper. 

dampf zugeführt werden. Dies. hat die allmähliche Abnahme des Dampf
druckes in den aufeinanderfolgenden Körpern zur Voraussetzung und führt 
demnach auch zur stufenweisen Verminderung der Siedetemperatur in diesen. 
Hierbei ist der in dem ersten Körper des Systems herrschende Druck durch 
die zulässige Höhe der Siedetemperatur der einzudampfenden Flüssigkeit. 
der Druck im letzten Körper der Reihe durch das Vakuum bestimmt, das 
mit Hilfe der Entluftungseinrichtung (Luftpumpe, Kondensator) erreicht 
werden kann, während die Pressung bzw. die Verdampfungstemperatur in 
den Zwischenkörpern innerhalb dieser Grenzen liegen 1. Für Wasserdämpfe 
würden beispielsweise in einem Dreikörperapparat, wie ihn die Abb. 169 

1 Über die Arbeitsbedingungen der Mehrkörperapparate handelt ausführlich 
W. Greiner: Verdampfen und Verkochen. Leipzig 1912. 
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darstellt, bei einer I.-uftleere von 560, 660 und 750 mm Quecksilbersäule 
(= 200, 100 und 10 mm Barometerstand) in den aufeinanderfolgenden Ver
dampfern I, 11 und III Verdampf temperaturen von 66,5, 51,7 und ll,3 c C 
herrschen. Ähnliche Temperaturstufen ergeben sich bei dem Eindampfen 
des Zuckersaftes. 

Hier werden die drei Körper nach dem Öffnen der Hähne 123 (4 bleibt 
geschlossen, Abb. 169 B) der Saftleitung a mit dem frischen Saft (dem sog. 
Dünnsaft) bis zu den bei bl b2 ba ansetzenden übersteigrohren angefüllt, 
die hinter den Hähnen 2, 3 und 4 an die Saftleitung angeschlossen sind. Zu
gleich wird d~rch Öffnen des Dampfventiles c der Heizdampf mit etwa 1,2 Atm 
Spannung (105 0 C) in den Körper I eingelassen und die Luftpumpe angestellt, 

_-...no"1 
Heizdompf 

ßJ 

d 

0;;/7/7so/1 '1 
8 __ --t()1 a ~1 g,1 .Jl 1611 .A 'I 1 

C 

ICI)I 

1~ 1&,1 1\.. J, 1 1'.. 1 
rollen 

'7 a /.I 
--.cD1 101 -_\ I.h. ](;(1. Or i\..üqH'r"Jl pn r:lt. enlleeren 

wclche durch das Rohr d den Körper III und durch die Kondensationswasser
ableitung e die Heizräume der drei Körper derart entluftet, daß die in den 
Körpern I und II entstehenden Brüdendämpfe in die Heizr~ume der Körper 
1I und III übertreten. Dabei wird die Wirkung der Brüdenpumpe durch 
die infolge des Wärmeaustausches zwischen der Heizdampf- und Saftfüllung 
der Körper stattfindenden Kondensation eines Teiles des Dampfes unter
stützt. Nachdem hierauf die Hähne 2 und 3 wieder geschlossen wurden 
(Abb. 169 A), bewirkt das Offen halten des Hahnes 1 den steten Nachfluß 
von Dünnsaft in den Körper I und damit in dem gleichen Maße das Ver
drängen des Saftes von Körper zu Körper, so daß dem letzten dieser der ein
gedampfte Saft als sog. Dicksaft so lange stetig entfließt, bis der Dünnsaft
vorrat aufgearbeitet ist. Am Schluß der Arbeit werden die drei Körper 
nach Schließen des Hahnes 1 und Öffnen der Hähne 2, 3, 4 (Abb. 169 C) 
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durch die Saftleitung entleert. Die Regelung des Saftübertrittes erfolgt durch 
Einstellen der in die Übersteigrohre bei b1 b2 b3 eingeschalteten Hähne, die 
Regelung der Brüdenspannungen und damit auch ·die der Verdampfungs
temperaturen durch den Betrieb der Brüdenpumpe. 

r) Eindampfen durch mittelbare Druckverminderung im Verdampfer. 
Nach Peclet 1 hat bereits vor dem Jahre 1840 der Franzose Pelletan 

angeregt, bei dem Verdampfen von Flüssigkeiten den Wärmeinhalt der ent
wickelten Dämpfe durch Verdichtung der Dämpfe derart zu steigern, daß 
sie selbst wieder zur Beheizung der zu verdampfenden Flüssigkeit Ver-

f)r{/dkessel 

d 

.foolejJ{/mpe 

~~;;::t--- --- Kondenswasser 

Abb. 170. Soolverdampfer von Piccard. 

wendung finden können. Die brauchbare Verwertung hat diese Anregung 
erst im Jahre 1878 durch Piccard in Genf gefunden, nachdem im Jahre 
1855 von Rittinger 2 gemachte Vorschläge nicht von Erfolg begleitet Warell. 
Der Piccardsche Apparat 3, den die Abb. 170 in schematischer Skizze 
veranschaulicht, ist für das Eindampfen von Salzlösungen bestimmt und 
hat schon bald n~ch seinem Erscheinen i~ Salzsiedereien erfolgreiche Auf
nahme gefunden'. Der Apparat besteht aus drei Teilen: dem Vorwärmer A 
für das Anwärmen der einzudampfenden Sole, dem Druckgefäß B, in welchem 
eine Überhitzung der Sole erfolgt, und dem Verdampfer C, in dem die über-

1 P€clet: Traite de la chaleur H. Bd., S. 253. 
2 Rittinger: Theoretisch.praktische Abhandlung über ein für alle Gattungen von 

Flüssigkeiten anwendbares neues Abdampfverfahren mittels ein und derselben Wärme· 
menge. 

3 DRP. von Schäller &: Budenberg lIlr. 4689 vom 26. September 1878. 
~ C. v. Bidzberg: Praktische Erfahrungen über den Betrieb mit dem Piccardschen 

Salzerzeugungs-Apparat. Wien 1879. Sonderabdruck au!< der Österr. Zeitschr. f. Berg
u. Hüttenwesen, Jahrg_ 1878. 

F 18 eher, Scheiden, Mischl'tn, Zerkleinern. 12 
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hitzte Sole zur Verdampfung gelangt und die Ausscheidung des Salzes statt
findet. 

Die den Apparat füllende gesättigte Salzlösung wird, soweit sie nicht 
verdampft, in stetem Umlauf erhalten, indem sie durch eine Pumpe a mittels 
des Rohres b aus dem Verdampfer entnommen und nach dem Durchlaufen 
des Druckgefäßes durch das Rohr c und unter Vermittlung einer Drossel
vorrichturg d 'wieder dem Verdampfer zugeführt wird. Hierbei wird zugleich 
durch das Ansaugen frischer Sole aus dem Vorwärmer der Abgang an Sole 
gedeckt, der durch die Verdampfung entsteht. Gleichzeitig saugt eine Luft
pumpe e den im Verdampfer entstehenden Wasserdampf an und preßt ihn 
nach erfolgter Verdichtung und damit verbundener Erhöhung seines Wärme
gehaltes bzw. seiner Temperatur in das den Heizapparat des Druckgefäßes 
bildende Rohrsystem I. In diesem gelangt der Dampf durch Abgabe seimir 
Flüssigkeitswärme an die das Gefäß füllende Sole zur Kondensation; das 
gebildete Kondensat fließt durch die Leitung g dem Vorwärmer zu und dient 
hier zum Anwärmen der frischen Sole. Die an die Füllung des Druckgefäßes 
abgegebene Wärme ruft gemeinsam mit der Solepumpe in dem Druckgefäß 
eine solche Steigerung des Druckes hervor, daß die Verdampfung und damit 
auch die Ausscheidung des Salzes aus der Sole verhindert wird. Es tritt in 
bezug auf den um etwa 1 Atm geringeren Druck im Verdampfer eine Über
sättigung der Sole ein. Tritt nun diese übersättigte Lösung duxch die Drossel
vorrichtung d in den Dampfraum des Verdampfers ein, so findet infolge der 
durch die hierbei stattfindende Druckverminderung veranlaßten Verdamp
fung eines Teiles des Lösungswassers die Ausscheidung feinkörnigen Salzes 
statt, während der verbleibende Rest der nun nur noch gesättigten Sole 
sich mit der gesättigten Sole des Verdampfers mischt. Die ausgeschiedenen 
Salzkörner bilden sich beim Durchsinken der heißen Lösung durch moleku
lare Anlagerung kleiner Salzteilchen zu größeren Krystallen aus, die sich auf 
dem Grund des Verdampfers ablagern und durch ein umlaufendes Rührwerk 
(in der Skizze nicht gezeichnet) dem senkrechten Abzugsrohr h zugeführt 
werden. Dieses enthält zwei durch einen Zwischenraum getrennte Absperr
schieber i 1 i 2, die abwechselnd derart geöffnet und geschlossen werden, daß 
das Salz bei dem Offen halten des oberen Schiebers i 1 in den Zwischenraum 
herabsinkt und ihn allmählich anfüllt und hierauf nach erfolgtem Schieber
schluß und Öffnen des unteren Schiebers i 2 aus dem Rohr abgezogen werden 
kann. 

d) Das Destillieren. 
Wie die Aufgabe des Eindampfens, so ist es auch die Aufgabe des Destil

lierens, aus flüssigen Lösungen oder Mischungen mischbarer Flüssigkeiten 
durch Verdampfen des flüssigen Lösungsmittels das feste oder flüssige Lösungs
gut abzuscheiden. Während aber die Arbeit bei dem Eindampfen allein auf 
die Gewinnung des Lösungsgutes gerichtet ist, hat das Destillieren noch die 
weitere Aufgabe zu erfüllen, auch das in Dampfform übergeführte Lösungs
mittel nutzbringcnd zu gewinnen. Es geschieht dies durch Rückführen der 
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gebildeten Dämpfe in den flüssigen Zustand und getrenntes Aufsammeln 
des hierbei entstehenden Kondensates. 

Wird ein Gemisch zweier mischbarer Flüssigkeiten von verschieden 
hohen Siedetemperaturen teilweise verdampft, so ergibt die Kondensation 
der entstehenden Dämpfe ein neues Flüssigkeitsgemisch, dessen leicht sieden
der Anteil größer ist als der des ursprünglichen Gemis~hes. Dabei tritt so 
lange eine Steigerung der Siedetemperatur des Ausgangsgemisches ein, bis 
entweder eine unveränderliche Mischung erreicht oder einer der Bestandteile 
völlig abgeschieden worden ist. Beispielsweise liefert nach den Angaben von 
Gräning ein Gemisch von Wasser mit 90 Volumprozent Alkohol bei einer 
Siedetemperatur von 78,75° C Dämpfe, die 92 Volumprozent Alkohol ent
halten, und gibt ein solches von Wasser mit 10 Volumprozent Alkohol bei 
92,5° C Dämpfe mit 55 Volumprozent· A1koholgehalt 1. Umgekehrt führt 
die teilweise Verflüssigung der Dämpfe eines Gemisches verschieden hoch
siedender Flüssigkeiten zu einem Kondensat, das weniger leichtsiedende 
Flüssigkeit enthält, als die Flüssigkeit enthielt, die das Dampfgemisch ge
liefert hat. 

In diesem Verhalten sind die beiden Teilverfahren begründet, die in der 
Technik des DestilIierens als Rektifikation und Dephlegmation be
zeichnet werden. 

Sonach ist Destillieren im allgemeinen das Verfahren, durch teilweises 
Verdampfen und folgendes Kondensieren der gebildeten Dämpfe flüssige 
Lösungen in zwei Teile zu zerlegen, von denen der eine einen größeren Anteil 
an Lösungsgut, der andere einen grÖßeren Anteil an Lösungsmittel enthält, 
als die ursprüngliche Lösung ihn besaß. Oder mit anderen Worten: als das 
Verfahren, eine Lösung durch Verdampfen und nachfolgendes Kondensieren 
in zwei Teillösungen überzuführen, von denen die eine einen größeren, die 
andere einen geringeren Konzentrationsgrad besitzt, als er der ursprüng
lichen Lösung zu eigen war. Durch genügend lange Ausübung des Verfahrens 
bzw. durch mehrfache Wiederholung desselben kann eine Lösung daher 
auch in ihre beiden Bestandteile: festes oder flüssiges Lösungsgut und flüssiges 
Lösungsmittel geschieden werden. Ersteres findet bei dem Zerlegen von 
Lösungen fester Stoff~, letzteres beim Zerlegen von Gemischen Anwendung, 
die aus Flüssigkeiten verschiedener Siedepunkte bestehen, wie ·sie z. B. durch 
die Maische der Branntweinbrennereien vertreten werden, die sich aus Alkohol 
(Siedetemperatur t = 78,3° C), Wasser (t = 100° C), Essigsäure (t = 120° C) 
und Fuselöl (t = 131 ° C) zusammensetzt. 

Wie bei allen Scheide verfahren, so steht auch bei dem Destillieren der 
theoretisch vollständigen Trennung eines Flüssigkeitsgemisches die aus wirt
schaftlichen Gründen unvollständig durchgeführte Scheidung gegenüber. 
Die entstehenden Enderzeugnisse bestehen daher tatsächlich auch hier meist 
nicht aus den gemischt gewesenen, bei verschiedenen Temperaturgraden sieden
den Flüssigkeiten, sondern stellen für sich wieder Gemische dar, von denen 

1 Ausführliche Zahlentafel von Gröning siehc lIfärker·Delbriick: Handbuch d<>r 
SpirituAfabrikation, 9. Auf!. Berlin 1908. S. 771 u. 772. 

12* 
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das eine (beim Verdampfen zurückgebliebene) nur eine geringe Menge der 
leichtsiedenden Flüssigkeit, das andere (durch die letzte Kondensation er
haltene) nur eine geringe Menge der schwersiedenden Flüssigkeit enthält. 
Das letztere Erzeugnis pflegt im allgemeinen der übergang oder das Destil
lat, das erstere der Destillationsrückstand, in der SpiritusfabrikatiOll: 
der Lutter oder das Phlegma, benannt zu werden. 

Besteht ein Gemisch aus mehr als zwei Flüssigkeiten verschiedener 
Siedepunkte, so erfordert die Scheidung eine so oftmalige Wiederholung der 
Destillation der jeweilig erhaltenen Destillate, daß allmählich eine Reihe von 
Rückständen verbleibt, die in ihrer Aufeinanderfolge mit dem am schwersten 
siedenden Anteile des ursprünglichen Gemisches beginnend, nach der Höhe 
der Siedepunkte bzw. der spezifischen Gewichte geordnet sind. Das letzte 
Destillat wird daher von der Flüssigkeit niedersten Siedepunktes bzw. klein
sten spezifischen Gewichtes gebildet werden. Die hierbei entstehenden 
Flüssigkeitsgruppen pflegt man Fraktionen, das sie liefernde Destillier
verfahren die fraktionierte Destillation zu nennen. 

So liefert z. B. die Destillation des Steinkohlenteeres einerseits Retorten
oder Hartpech als Rückstand und andererseits in der Regel die folgendeIl 
vier Fraktionen: 

Anthracenöl von -' 1,10 spez. Gcw. und f> 270 0 Siedetellll'. 
SchweröL ,,8 . 1,04 " t,~ 240 bis 270 0 " 

Mittelöl.. 8 1,01 t ce 210 240 0 

Leichtöl .. -,. = }l,91 bis 0,95 " t ~~ llO " 210 0 

Von diesen wird das Leichtöl weiter geschieden in: 

Carbolöl mit 8 bis 1,00 spez. Gew. 
Sehwerbenzol .,"" 0,95 
Leichtbenzol "",, 0,89 

Die technischen Hilfsmittel des Destillierens bilden die Des ti lli e r
a pparate. Dieselben umfassen einerseits beheizbare kesselartige Gefäße: 
Retorten, Blasen, Destillierblasen, in denen das Lösungsmittel des 
Scheidegutes verdampft wird, andererseits Kühleinrichtungen : Kühler, 
Kolben, Vorlagen, zur Kondensation der gebildeten Dämpfc. Beide 
Teile werden durch Rohrleitungen in zweckdienliche Verbindung gebracht. 

Während in den älteren Destillierapparaten, die nur aus einer einfachen 
Blase mit Kühler bestehen, feste Stoffe aus ihren Lösungen bereits durch ein 
einmaliges Abtreiben des flüssigen Lösungsmitteis abgeschieden werden können 
(Herstellung destillierten Wassers), erfordert die Scheidung von :Flüssigkeits
gemischen dann, wenn sie zur Gewinnung von Destillaten führen soll, die 
bestimmten Anforderungen genügen, in den gleichen Apparaten meist die mehr
fache Wiederholung der Destillation. Hierbei wird das gewonnene, noch 
unreine Destillat erneut abgetrieben und dieses so oft wiederhDlt, als es der 
wirtAchaftliche Wert des Schlußdestillates gestattet oder die Erzeugung 
eines vollkommenen Reindestillates es verlangt. 

Im Gegensatz zu diesem älteren Verfahren, die Scheidung eines :Flüssig
keitsgemisehes in einzelnen voneinander getrennten Abschnitten stufenweisl' 
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auszuführen, vollzieht sich nach dem neueren Arbeitsverfahren die Scheidung 
von Flüssigkeitsgemischen in einem Vorgang. Nach diesem neueren Ver
fahren wird das Scheidegut auf eine Anzahl zusammenwirkender Verdampf
gefäße so verteilt, daß es dieselben der Reihe nach durchwandert und in allen 
gleichzeitig der Destillation unterworfen wird. Hierbei vermischen sich die 
entstehenden dampfförmigen Destillate und reichem sich allmählich mit 
leichtflüchtigem Stoff so an, daß das Enddestillat nach dem Verlassen des 
letzten Gefäßes die verlangte Zusammensetzung oder Reinheit zeigt. Die 
Anreicherung erfolgt hierbei einesteils durch Verdampfung der die Einzel
gefäße füllenden Flüssigkeit, wobei die entstehenden Dämpfe zugleich die 
Wärmeüberträger für das folgende Gefäß sind, anderenteils durch teilweise 
Kondensation der entstehenden Dampfgemische, also durch Rektüikation 
bzw. Dephlegmation (S. 179). Dabei trägt zur Wirtschaftlichkeit des Ver
fahrens wesentlich bei, das zu dephlegmierende Dampfgemisch zum Vor
wärmen neuen Destilliergutes zu benutzen, also den Dephlegmator als Vor
wärmer zu gestalten. 

Bei dem geschilderten Verlauf der Destillation weisen konstruktive Gründe 
darauf hin, die Verdampfgefäße innerhalb einer rohrförmigen Hülle über
einander anzuordnen, so daß das in den einzelnen Gefäßen oder Kammern 
entstehende, an flüchtigem Stoff verschieden reiche Phlegma, seiner Eigen
schwere folgend, von Kammer zu Kammer abwärtsfließt und sich dem, 
seinem njttürlichen Auftrieb folgenden und daher aufsteigenden Dampf
strom entgegenbewegt. Dem hierdurch bedingten säulenartigen Aufbau der 
Verdampfgefäße entsprechend, werden derartige Destilliera pparate K 0 lon
nenapparate genannt. Die schließliehe Verflüssigung der Dämpfe zu dem 
den Apparat verlassenden flüssigen Destillat wird auch hier durch einen 
dem Apparat angegliederten Kühler oder Kondensator bewirkt. 

1. Die Blasenapparate. 
Die durch Einfachheit der Form, des Aufbaues und des Betriebes au~

gezeichneten Blasenapparate sind diejenigen Destillierapparate, die sich den 
verschiedensten Arbeitsbedingungen am leichtesten anpassen lassen. Sie 
finden daher auch unter den maJHligfaltigsten Verhältnissen Anwendung. 
Den verschiedenen Zweckbestimmungen entsprechend, zeigen sie ungeachtet 
der übereinstimmung in der allgemeinen Anordnung doch in der mannig
fachen dem jeweiligen Arbeitszweck angepaßten konstruktiven Ausbildung 
der einzelnen Bestandteile nieht unerhebliche Unterschiede. Dies bezieht 
sich sowohl auf die Wahl des Baustoffes als auf die Wahl der Gestaltung 
und besonderen Zusammenfügung der Teile der Apparate, insbesondere der 
Destillierblase und des Kühlers. Da bei der Mannigfaltigkeit der Anordnung 
neben dem Destillationsvorgang zuweilen chemische Umsetzungen des Destil
liergutes einhergehen, so ist der Auswahl des für <;lie Einrichtungen geeigneten 
. Baustoffes eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Jedenfalls ist die 
Wahl so zu treffen, tlaß unbeschadet einer guten Wärmeleitfähigkeit und aus
rcichf'nden Festigkeit des Stoffes, dem Apparat ein möglichst langer Bestand 
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gesIchert ist.. Die üblichsten und für die meisten Verwendungszwecke brauch
baren Baustoffe sind Kupferblech, Eisenblech und zuweilen Gußeisen, in 
besonderen Fällen finden Messing, Aluminium, Blei, Platin, Glas, bei der 
Herstellung der Kühler auch Zinn und Steinzeug Verwendung. 

Der Verdampfer wird stets als geschlossenes, nur mit einem Abzug 
für die Dämpfe versehenes kesselartiges Gefäß ausgebildet. Seine Gestalt 
nähert sich mehr oder weniger der Kugel- oder Zylinderform, hat aber für 
bestimmte Industriezweige im großen und ganzen feststehende Formen an
genommen, die nur in untergeordneten Einzelheiten Abweichungen zeigen. 
Die Hauptteile eines jeden Verdampfers sind nach Abb. 171, welche die 
in der Spiritusfabrikation übliche Form als Beispiel wiedergibt, die das Destil
liergut aufnehmende Blase a, der die Dämpfe sammelnde Helm oder die 
Haube b und der die Dämpfe. nach dem Kühler überleitende überlauf, 

Abb. lit. Destillierblase. 

Helmschnabel oder Rüssel c. Der 
letztere bildet mit dem Helm ein Ganzes. 
Der Helm selbst ist durch eine Flansch
verschraubung unter Vermittlung des 
Helmansatzes d lösbar mit der Blase 
verbunden und kann zum Zweck der 
l'.einigung bzw. auch Füllung oder Ent
leerung der Blase von dieser abgenommen 
werden. Oft dienen den letztgenannten 
Zwecken besondere Einrichtungen, wie 
Einlaufrohre, Heber u. dgl. Bei dem Ab
treiben von Destilliergut, das geistigc, 
z. B. alkoholiHche Dämpfe liefert, wirkt 
der Helm vermöge seiner gr0/3311 Ab

kühlungsfläche als Dephlegmator, scheidet durch teilweise Verflii'isignng 
der entwickelten Dämpfe Lutter aus, der in die Blase zurückfließt, und trägt 
damit zur Verbesserung des Ergebnisses der Destillation bei. 

Die Beheizung der Blase erfolgt entweder durch offenes Feuer oder, 
da dieses durch ungleiche Entwicklung unter Umständen Zersetzungen 
des Destilliergutes hervorruft, mittels g~spanntem und zuweilen überhitzten 
Wasserdampf, den im Innern des Verdampfers liegende Heizkörper aufnehmen. 
Zuweilen wird der Dampf auch unmittelbar in das flüssige Destilliergut 
eingeleitet (Destillation des Steinkohlenteers). Das Niederschlagen der Dämpfe 
heginnt bereits im Überlaufrohr, das, um den Zulauf der entstehenden Flüssig
keit zur Vorlage zu veranlassen, gegen diese sich senkt. 

Die Reinerhaltung des Kondensates bedingt es, daß die Vorlage stets als 
Oberflächenkühler ausgebildet wird. Meist ist es ein Röhrenkühler, der in 
dem Fall, daß die niederzuschlagenden Dampfgemische nicht zu einem ein
heitlichen Kondensat vereinigt werden sollen, aus unter sich zusammen
hängenden Teilen besteht, die als Dephlegmatoren wirken, so daß zwischen 
je zweien derselben ein Teil des Kondensates abgezogen werden kann. So 
werden beispielsweise bei der Destillation d~s Glycerins aus dem Kühler 
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drei Teildestillate gewonnen: fast wasserfreies Glycerin (Siedetemperatur 
t"'" 280° C), glycerinhaltiges Wasser und fast reines Wasser (t'" 100° C), 
während die leichtest flüchtigen Öle entweichen. ~ 

Zur Kennzeichnung des konstruktiven Aufbaues der Blasenapparate, 
wie er sich aus der Abhängigkeit von dem Verwendungszweck ergibt, seien 
die folgenden Beispiele angeführt. 

1. Destillierofen für Gold
undSilberamalgam 1, Abb 172.
Das durch B::handeln d~r gepulver
ten Gold-oder Silbererze mit Queck
silber Nhaltene Amalgam, beste
hend aus etwa 11 Silber, 84 Queck
silber und einem Rest von Kupfer, 
Blei usw., wird nach dem Abschei
den anhaftender Erzteilchen durch 
~\uspressen in Stoff- oder Leder-
beuteln von dem überschüssige_l Hg 

Queckeilber befreit und hierauf in Abb. 172. Amalgamofen. Kühlwasser 
kleinen gußei~ernen Näpfen oder 
Pfannen a der Retorte b des DestiIlierofens übergeben. Die Retorte wird von der 
Feuerung c aus erhitzt und die entstehenden Quecksilberdämpfe durch das von 
kaltem Wasser umflossene Kühlrohr d geleitet, wo sie verflüssigt werden. Ein 
Sammelgefäß dient zum Auffangen des übergegangenen flüssigen Quecksilbers. 

!fannensötlre 

2. Platinretorte zum Konzentrieren der Schwefelsäure, 
Abb. 1732• Nachdem die Säure in der Bleipfanne auf 55 bis 60° Be ein-

1 Berg- und Hüttenmännisehe Ztg. 1891, S. 314 u. 404. 
2 Ausführlich über alte und neue Platinapparate beriehtet lAmge: Handbueh der 

Soda-Industrie.' Braunschweig 1879, S. 487t 
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gedampft ist, erfolgt das weitere Konz:!ntrieren auf 66° Be oder 93 v. H. 
in einem Platinkessel a, der von der Flamme einer Rostfeuerung b
beheizt wird. Der mit dem überlaufrohr c aus einem Stück getriebene Helm d 
ist durch Flanschen mit dem Helmrand des Kessels verbunden und führt die 
säurehaitigen· Wasserdämpfe einer aus Blei hergestellten Vorlage e zu, an 
welche die ebenfalls aus Blei bestehende Kühlschlange I angeschlossen ist. 
Die Füllung der Blase wird während des Betriebes dadurch auf gleicher Höhe 
erhalten, daß die am Boden der Blase mittels des Hebers g beständig oder 
zeitweise abgezogene konzentrierte und daher schwere Säure durch Einführen 
frischer Säure ersetzt wird. Hierzu dient das Trichterrohr h, das den Helm 
durchsetzt und oberhalb einer Verteilrinne i am Helmrand endet, so daß die 
eingeführte Säure an der Blasenwand herabrieselt und sich hierbei erwärmt. 

b 
c 

Abb. 174. Deatillicl'apparat für Mineraliile. 

Die Retorte nimmt bei 30 bis 50 kg Gewicht etwa 200 bis 300 I Säure 
·auf. Zum Schutz gegen die Einwirkung der konzentrierten Säure wird die 
Blase nach Hernen8 im Innern zweckmäßig mit Gold plattiert!. Der hohe 
Preis der Platinretorten (bis 40000 Mk. und mehr) hat zu Konstruktionen 
geführt, bei denen (nach Keßler) eine flache, innen zweckmäßig goldplattierte 
Platinschale mit einer durch Wasser gekühlten Bleihaube überdeckt ist, 
die in einem Flüssigkeitsverschlusse des Schalenrandes steht und daher 
leicht abgehoben werden kann. 

3. Vakuumdestillierapparat für Mineralöl- und Paraffinfabriken, 
A.bb. 1742• Das Destillationsgut ist der beim Schwelen der Braunkohle 
gewonnene Teer, das Ziel der Arbeit: die Gewinnung von leichtem Rohöl, 
Paraffinmasse, Koks und Gas. Die gußeiserne Blase a von 1,7 m Weite 

1 Mmpratt: Chemie, 4. Aun., VII, S. 1325. 
Z Dr. &heitkauer: Die Fabrika.tion der Minera.löle. 1895, S. 103. - Auch 31118· 

pralt: Chemie, 4. Aun., VI, S. 1935. 
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und 1,5 m Höhe hat einen kugelig gewölbten Boden und faßt bei 2/3 Füllung 
2 bis 3 cbm Teer. Sie wird von den auf dem Rost entwickelten Heizgasen 
umspült und ist durch einen, mit einem Mannloch b versehenen, flachgewölbten 
Deckel geschlossen, an dem sich das Überlaufrohr c anschließt. Dieses führt 
die entwickelten Dämpfe der bis zu 25 m langen eisernen Kühlschlange d 
zu, in der sie .zu leichtem Rohöl und Paraffinmasse verdichtet werden. Das 
erstere wird durch dreimal in gleicheingerichteten Blasen wiederholte Destil
lation noch in drei Fraktionen;' Rohbenzin, leichtes Rohphotogen und helles 
Paraffinöl zerlegt. Während des Destillierens werden die Gase durch Ver
mittlung des Kühlrohres 
mittels eines Luftsau- t 
gers aus der Retorte ab
gesaugt. Hierfür sind 
dem Ausfluß der Kühl
schlange zwei Vorlagen 
e1 ez vorgelagert, die 
durch drei kurze Rohr
leitungen j g hunter 
sich verbunden sind. 
Die Leitung j, in die 
das Kühlrohr mündet, 
dient dem Füllen, die 
Leitung g dem Entlee
ren der Vorlagen, die 
dritte Leitung h verbin
det die Vorlagen ab- /' 
wechselnd mit dem Luft- 1:;g~~~~~~1 

~~~~. 

Oe/wasser 

Ifelzdomp! 

sauger und der Außen
luft. In die Leitungen 
eingeschaltete Absperr
hähne lassen den Betrieb 
so regeln, daß abwech

Abb. 17ö. DestilIierapparat für ätherische Öle. 

selnd immer eine der beiden Vorlagen mit dem Kühler und dem Sa uger 
verbunden ist (in der Abbildung die Vorlage e1), so daß sich das Destillat in 
sie ergießt und die Entluftung der Blase durch sie erfolgt. Währenddessen 
ist das Innere der anderen Vorlage (e2 der Abb.) mit der Außenluft ver
bunden und wird durch das Rohr g-i entleert. 

4. Destillierapparat zur Gewi nnung ätherischer Öle, Abb.175 1• 

Die ätherischen Öle, jene flüchtigen chemischen Verbindungen, welche be
stimmten Pflanzenteilen (Blätter, Blüten, Samen, Früchte u. a.) den ihnen 
eigenen Geruch verleihen, werden durch unmittelbares Einwirken von hoch
gespanntem Wasserdampf aus ihren Trägern in Dampfform abgeschieden 
und das hierbei entstehende Dampfgemisch zu einer milchig-trüben, wässe
rigen Flüssigkeit kondensiert, aus der sich das Öl bei ruhigem Stehen als 

I Schimmel: DRJ>. Kr. 10288 vom 3. Januar 1880. 
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Schwimmschicht oder Niederschlag abscheidet, je nachdem das spezifische 
Gewicht des Öles kleiner oder größer als das des Wassers ist. Das geringe 
Gewicht und die für das Durchdringen mit Dampf erforderliche lose Häufung 
des Destilliergutes machen die Verwendung großräumiger, bis zu 3 m hoher 
und 4 bis 5 cbm fassender Destillierblasen der aus der Abbildung zu ersehen
den Form notwendig, die durch einen Kühlapparat a mit Absetzgefäßen b· 
in Verbindung stehen, die nach dem Vorbild der Florentiner Flasche~ ein
gerichtet sind. Die abzudestillierenden Stoffe liegen innerhalb der Blase 
auf einem oder mehreren übereinandergelagerten Siebböden C, die, um das 
Durchfallen kleinkörniger Stoffe (z. B. zerquetschter Kümmelsamen) zu 
verhindern, mit Leinengewebe überzogen sind. Unter dem untersten Siebe 
liegt ein ringförmig gebogenes Siebrohr d zur Einführung des Heizdampfes, 
der, aufwärtssteigend, die Blasenfüllung erwärmt und sich vor dem Eintritt 
in den Kühler mit dem verflüchtigten Öle vermischt. Eine Heizschlange e 

Abb. 176. De lilliernpparat COr Snlpeter.~!llIre. 

sowie die Ummantelung der Blase mit schlechten Wärmeleitern (Kieselgur) 
sorgen für das Warmhalten des Blaseninhaltes während des Abtreibens 
der flüchtigen Stoffe. Das Entleeren der Blase geschieht durch die Mann~ 
löcher t, von denen je eines oberhalb jedes Siebbodens angeordnet ist. Um 
einer Mißfärbung des destillieIt~n Öles vorzubeugen, werden das tlberlauf
rohr und die Kühlrohre aus stark verzinntem Kupfer oder aus reinem Zinn 
gefertigt. 

5. Destillieranlage für Salpetersäure, Abb. 1.76. Die guß
eiserne, von dem Rost a aus beheizte Retorte b wird mit etwa 1000 kg Sal
peter beschickt und die erforderliche Menge Schwefelsäure zugegeben. Das 
sich bildende Gemisch von Salpetersäuredampf und Wasserdampf, dem in 
geringen Mengen auch untersalpetrigsaure und salzsaure Dämpfe beigemengt 
sind, wird zum Zweck der Kondensation einer Vorlage zugeführt, die aus 
Kühleinrichtungen und Sammelgefäßen (Tourills) zusammengesetzt ist. 
Dieselbe bezweckt nicht nur die Verdichtung der Salpetersäuredämpfe, son
dern auch die Entfernung der bei gewöhnlicher Temperatur gasfönnig blei
henden Destillationserzeugnisse aus dem flüssigen Destillat. Die aus der 
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Retorte abziehenden Dämpfe gelangen nach dem Durchfließen eines ersten 
Gefäßes c, da" zum Zurückhalten des Schaumes dient, durch die Rohrleitung d 
in ein Sammelgefäß e, in dem eine erstmalige Abscheidung von: kondensierter 
Säure erfolgt. Die nicht verdichteten Dämpfe treten in einen Schlangenrohr
kühler t über. Sie werden hier zum großen Teil verflüssigt, worauf der Rest 
durch eine Reihe Gefäße geleitet wird, in denen sich die weiteren Niederschläge 
sammeln. Rohrleitungen und Sammelgefäße werden aus Steinzeug ange
fertigt. 

6. Destillierapparat mit fraktionierter Dephlegmatisation, 
Abb. 177. In diesem Apparat, der sich für verschiedene Zwecke, z. B. der 
Destillation des bei der Verseifung der Fette entstehenden Rohglycerins 
oder der Gewinnung der Harzöle aus dem bei der Terpentinbereitung ent
stehenden Kolophonium, brauchbar erwiesen hat, wird die Verdampfung 

AlJh. In }·raktionie rt e D phI gmi run ' . 

des DestilIiergutes durch eine innerhalb der Destillierblase angeordnete 
Rohrschlange a vermittelt, welche von Wasserdampf durchströmt wird, 
der auf 3 Atm. gespannt und auf 200 bis 300 0 überhitzt worden ist. Die 
Überhitzung geschieht in einem Bündel schmiedeeiserner Rohre b, das unter
halb der Blase in einen Feuerherd eingelagert ist, dessen Abhitze auch die 
Blase umzieht oder der mit Generatorgas beheizt wird. Die aus der- Blase 
entweichenden Dämpfe treten nach dem Verlassen des Überlaufrohres c 
in einen aus vier Rohrschleifen d1 bis d4 bestehenden Röhrenkühler ein, wo 
sie in den ersten beiden Rohrschleifen d1 d2 durch Luftkühlung, in den folgen
den durch die kräftiger wirkende Wasserkühlung in vier Fraktionen geschie
den werden. Das höchstsiedende Destillat wird hierbei nach kürzester Kühl
dauer erhalten und in dem Gefäß e1 gesarmmelt, drei weitere Fraktionen von 
niedrigeren Siedepunkten fallen bei längerer bzw. verstärkter Abkühlung 
der Dämpfe in den folgenden drei Sammelgefäßen e2 bis e4 aus, bis schließlich 
bei dem Durchlaufen des letzten Kühlers t auch das leichtest flüchtige Destillat 
verflüssigt wird. Die zurückbleibenden brennbaren Gase werden zweckmäßig 
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der Blasenfeuerung zugeführt und verbrannt. In die Gasleitung eingeschaltete 
Drahtnetze, Rückschlagklappen und Wassersperrungen sichern hierbei gegen 
das Zurückschlagen der Flamme in den DestillierapparaP. 

2. Die Kolonnenapparate. 
Die Kolonnenapparate verdanken ihr Entstehen der Spiritusfabrikation. 

In dieser dienen sie der dauernd verlaufenden, mehr oder weniger vollständigen 
Abscheidung des Alkohols aus solchen wässerigen ~ösungen, die durch aloo
holische Gärung zuckerhaltiger Flüssigkeiten entstanden sind und mit dem 
Namen Maische bezeichnet werden. In der Spiritusindustrie haben die Appa
rate auch vornehmlich ihre weitere, an die Namen Coffey, Savalle, Siemens, 
Ilges, Pampe u. a. geknüpfte Ausbildung erfahren, nachdem diese durch die 
Einführung der Benutzung des Dampfes zum unmittelbaren Erwärmen 
der zu destillierenden Flüssigkeit durch den Irländer Perrier (1822) sowie 
die Erfindung des Dephlegmationsbeckens durch Pistorius zu Weißensee 
bei Berlin (1833 bis 1858) erfolgreich vorbereitet worden war2 • Aus der 
Spiritusfabrikation sind die Kolonnenapparate mit Erfolg von anderen 
Industrien, wie der Destillation des Benzols aus dem Steinkohlenteer, der 
Fraktionierung des Petroleums auf Benzin, der Verarbeitung des Gaswassers 
auf Ammoniakflüssigkeit usw., übernommen worden. 

Wie bereits S. 181 erläutert worden ist, besteht das Wesen der Kolonnen
apparate in der zusammenhängend durchgeführten schrittweisen Anreiche
rung der Dämpfe, die bei dem Erhitzen des zu scheidenden Flüssigkeitsge
misches entstehen. Diese Anreicherung wird erzielt, indem die in der Kolonne 
aufsteigenden Dämpfe durch eine Reihe das Gemisch enthaltende Gefäße 
oder KammE;lrn geleitet werden, in denen sie einen Teil ihrer Wärme an die 
Gefäßfüllungen abgeben und, indem sie diese zum Sieden bringen, die Ver
dampfung des niedrig siedenden Anteiles derselben bewirken. Sie vermischen 
sich mit den neugebildeten Dämpfen und werden hierdurc,h sowie durch eine 
an diese Rektifikation anschließende Dephlegmierung der Dämpfe durch 
Abkühlung allmählich bis zu einem der Reinheit nahekommenden Grade 
verstärkt. Beispielsweise liefern die neuesten Kolonnenapparate der Spiritus
fabriken aus einer Maische von rd. 11 Gew.-Proz. Alkohol ein Destillat VOll 

95 v. H. und mehr. Diesem gegenüber erscheint die Leistung der einfachen 
Blase gering, da in dieser eine einmalige Destillation den Alkoholgehalt des 
Gemisches nur von 11 auf 32 v. H. steigern würde. Erst durch eine viermalige 
Wiederholung des Abtreibens würde sich der Alkoholgehalt auf rd. 55 bis 
72 bis 79 bis 83 v. H. heben lassen. 

Die DestiIlations- und Rektifikationskammern, von denen vielfach bis 
zu 25 Stück und mehr (wenn zweireihig) übereinander angeordnet sind, wer-

1 Bericht über die Verwaltung der BerufHgenossenschaft der chemischen lndustrie 
im Jahre 1905. 

2 Eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Kolonnenapparate, wie 
der bei der Spiritusbereitung üblichen Dcstillierapparate überhaupt, findet sich in 
.llärker: Handbuch der Spiritusfabrikation. 4. Aun. 1886. 
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den dadurch gebildet, daß in einem aufrechtstehenden zylindrischen rohr
artigen Gefäß von 500 bis 800 mm Durchmesser eine Reihe Zwlschenböden 
mit etwa 300 bis 400 mm gegenseitigem Abstand eingesetzt ist. Diese Böden 
sind, wie die Abb. 178 und 179 ersehen lassen, durchbrochen und tragen 
Überlaufrohre a und Dampfdurchlässe b, welche die aneinander grenzenden 
Kammern so verbinden, daß die zu destillierende bzw. zu rektifizierende 
Flüssigkeit von Kammer zu Kammer abwärtsfließt (Pfeile ~) und gleich
zeitig der aufsteigende Dampf alle Kammern der Reihe nach von unten nach 
oben (Pfeile t) durchströmen kann. Hierbei regelt der überstand ü der Über
laufrohre über die si~ tragenden Böden die Füllung der Kammern m~t dem. 
flüssigen Gemisch und verhindert das Einsenken des unteren Rohrendes 
in die Flüssigkeitsfüllung der nächst tieferliegenden Kammer bei genügend 
großer Tauchtiefe t den Übertritt des Dampfes auf dem gleichen Wege. Dieser 
wird vielmehr durch besondere Durchlässe bewirkt und hierbei der Dampf 

so geleitet, daß er die den Kammerboden bedeckende Flüssigkeitsschicht 
durchdringen muß. Die Anordnung dieser Dampfdurchlässe in den Kammer
böden erfolgt auf zweierlei Art. Entweder wird nach Abb. 178 die Boden
platte siebartig so fein durchlocht, daß die das Gemisch bildende Flüssigkeit 
von dem die Öffnungen durchdringenden Dampfe getragen und am Abwärts
fließen gehindert wird (Verfahren von Oolfey-Savalle), oder es dient nach 
Abb. 179 eine in der Mitte des Bodens jeder Kammer befindliche größere 
Öffnung b dem Durchtritt des Dampfes. Diese Öffnung ist von einem die 
Flüssigkeitsschicht überragenden Rande umsäumt und von einer in die Flüssig
keit eintauchenden Kappe c bedeckt (Verfahren von Perner 1822). Hier
durch entsteht ein Flüssigkeitsverschluß, der zwar die benachbarten Kammern 
trennt, aber gleichzeitig bei genügend kleiner Tauchtiefe der Kappe den für 
das Aufkochen der Flüssigkeit erforderlichen Durchtritt des gespannten Ge
mischdampfes gestattet. Dieser wird hierdurch mit Dämpfen des leichtsieden
den Anteiles der Flüssigkeit erneut angereichert und demnach verstärkt. 

Nach einem neueren, bei dem Bau von Kolonnenapparaten benutzten 
Verfahren von [lge wird die vorübergehende Ansammlung des Flüssigkeits-
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gemisches in den Destillierkammel'n dadurch umgangen und ein sehr inniges 
Durchmischen von Flüssigkeit und Dampf erzielt, daß die Kammerböden 
nach Abb. 180 kegelförmig gestaltet und so angeordnet sind, daß die Flüssig
keit schleierförmig von Boden zu Boden niederrieselt (Pfeile +) und der auf
steigende Dampt die Flüssigkeitsschleier der Reihe nach durchdringt! (Pfeile t). 
Auch kann durch Leitschienen, welche auf den einander folge.nden Böden 
in wechselnder Richtung angeordnet sind, die Verteilung der Flüssigkeit 
und das Einmischen des Dampfes, also der Wärmeaustausch zwischen beiden, 
gefördert werden. 

Auch bei den Dephlegmatoren trägt das Ausbreiten des den Dephleg
mator durchziehenden Dampfgemisches in dünner Schicht zur erfolgreichen 
Anreicherung der Dämpfe erheblich bei. Schon in den älteren, von Pistorius 
angegebenen Dephlegmationsbecken, welche dem Verstärken von Spiri-

?isloril.lS 

Abb. 181-182. Dephlegmatoren. 

tusdämpfen dienten, 
wurden die Dämpfe zu
gleich zum Vorwärmen 
der abzutreibenden Mai
sche benutzt. Diese 

untereinander verbun
den, daß sie von den 
aufsteigenden Dämpfen 
(Pfeile t) der Reihe nach 
durchströmt werden. 

Die nach oben gewölbte Wand jedes Beckens bildet den Boden eines Ge
fäßes a zur Aufnahme der vorzuwärmenden Maische. Diese durchfließt 
die Gefäße der Reihe nach, der Pfeilrichtung p folgend, indem sie nahe der 
erwärmten oberen Beckenwand in die Gefäße eintritt und an einer höher 
gelegenen Stelle aus diesen abfließt. Ein im Innern eines jeden Beckens 
nahe der oberen Beckenwand angeordnE,ter Schirm s zwingt die aufsteigenden 
Dämpfe, sich in dünner Schicht auszubreiten und durch die Beckenwand 
hindurch in Wärmeaustausch mit der kühleren Maische zu treten. Der hier
bei entstehende Niederschlag einer wässerigen Lösung von Alkohol fließt an 
dem Schirm abwärts (Pfeile +) den aufsteigenden Dämpfen entgegen und wird 
von diesen erneut erwärmt und abgetrieben, so daß sein Alkoholgehalt zur letz
ten Verstärkung der Dämpfe vor dem Übertritt in den Kondensator beiträgt. 

Die neueren Bauformen der Dephlegmatoren, von denen die Abb. 182 
ein Beispiel gibt, lehnen sich mehr oder weniger an die Formen der Röhrm:-

1 DRP. Nr. 38235 vom 24. Februar 1886. 
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kühler an, die für andere Gebrauchszwecke; wie die Kühlung von Bierwürze. 
die Milchkühlung usw., üblich sind. In ihnen wird auf kleinstem Raum eine 
möglichst große Kühlfläche geschaffen, die einerseits von dem anzuwärmenden 
Destilliergut bespült bzw. beriE)selt wird und an der andererseits die von dem 
Rektifikator kommenden Dämpfe in dünner Schicht entlang streichen, die 
zur Abgabe ihrer Wärme veranlaßt werden sollen. 

In dem als ~ispiel gewählten Dephlegmator (Bauart Wagener) besitzen 
die in wagerechter Lage übereinander geordneten \lnd von der zu scheidenden 
Maische durchflossenen Kühlrohre a rhombischen Querschnitt .. Die Enden 
der Rohre münden· in aufrechtstehenden Kästen, die durch wagerechte 
Zwischenwände so in Kammern geteilt sind, daß jede Kammer die Enden 
zweier Rohre aufnimmt und die vermöge ihrer gegenseitigen Lage die Rohre 
so verbinden, daß sie einen schlangenförmig verlaufenden Kanal bilden. 
Die Reinigung der Rohre geschieht durch Öffnungen der Kammerwände, 
die den Rohrmündungen gegenüberliegen und durch leicht abnehmbare Deckel 
verschlossen werden. Seitlich sind den Kühlrohren Wellblechplatten b an
gelagert, die mit den Rohrkammern dicht verbunden sind und deren Wellen
biegungen der Querschnittsform der Kühlrohre folgen. Sow9hl an den Seiten
kanten der Kühlrohre als an den Innenkanten der Wellblecne springen schmale 
Metallplatten vor, deren Rand mit einem nie<;lrigen Bord gesäumt ist, so 
daß flache Rinnen entstehen. Diese Rinnen im Verein mit den Wellenbiegungen 
der Wellbleche schreiben den vom Rektifikator aufsteigenden Dämpfon 
(Pfeile t) einen Zickzackweg vor, bei dessen Durchlaufen sie nahe an den 
Kühlrohren vorüber geführt werden. Die hierbei eintretende Abkühlung 
der Dämpfe, die von dem Vorwärmen der durch die Kühlrohre fließenden 
Maische begleitet ist, bewirkt deren teilweise Kondensation. Es entsteht 
ein alkoholarmes Kondensat, das die Rinnen der Kühlrohre füllt und über· 
deren Rand abfließend sich als leichter Flüssigkeitsschleier in die Rinnen 
der gewellten Seiten platten ergießt, von denen es in die nächst tieferliegende 
Rinne des Kühlrohres gelangt .. Hierdurch sind die aufsteigenden Dämpfe 
genötigt, diesen Schleier alkoholarmer Flüssigkeit zu durchdringen und be
wirken durch den hierbei stattfindenden Wärmeaustausch nochmals eine Rekti
fikation derselben, erfahren also selbst erneut eine geringe Anreicherung. 
Das nun hochgrädig~ Dampfgemisch .wird hierauf in einem mit Wasser ge
kühlten Oberflächenkondensator zu deI? einen Endergebnis qer Destillation, 
dem Destillat, verflüssigt. Das andere Enderzeugnis, die Schlempe, wird 
durch das nur noch geringe Anteile von Alkohol sowie die hochsiedenden 
Bestandteile der Maische enthaltende Wasser gebildet, das aus der den De
phlegmator, Rektifikator und die Destilliersäule durchlaufenden Maische 
stammend, dem aufsteigenden Dampfe entgegen fließend, die Destillierkolonne 
am unteren Ende verläßt. 

Den Gesamtaufbau eines Kolonnenapparates veranschaulicht die Abb. 183 
Auf der Blase A, welche den Eintritt des Heizdampfes und die Aufsammlung 
der Schlempe vermittelt, erhebt sich die Destillationssäule B, die nach oben 
hin mit dem Rektifikator C abschließt. Dieser trägt den Dephlegmator D, 
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und diesem folgt als Schlußglied der Anordnung ein Kühler E. Das dem letz
teren bei a zufließende Kühlwasser entstammt einem Hochbehälter F. Es 
wird dem Schlangenrohr des Kühlers durch die Vermittlung eines Schwimmer
ventiles b in gleichbleibender Menge am oberen Ende zugeführt und findet 
erwärmt am unteren Ende desselben durch das Rohr c seinen Abfluß. Dem 
Kühlwasserbecken steht der Maischebehälter G gegenüber, dessen Inhalt 
nach Regelung durch das Schwimmerventil d in das Schlangenrohr des De-

Halsche 

Maisclle 1 

c 

/(ühlwasser 

! J'pirit(/sdQmpj' 

J 

_JYormwasser 

l.Jpiritus: 
+/lü.mgketl 

Abb. 188. ll;olonnenapparat. 

phlegmators eintritt und nach dem Durchfließen desselben durch das Rohr e 
dem oberen Ende der Destillationssäule zugeleitet wird·. Hier vereinigt sich 
die im Dephlegmator vorgewärmte Maische mit dem durch den Rektifikator 
niederrieselnden Dephlegmationswasser und gelangt nach dem Durchlaufen 
sämtlicher Kammern der Destillationssäule entgeistigt in die Blase, aus der 
es bei f als sog. Schlempe abgeführt wird. Der Heizdampf, der entweder 
als Frischdampf oder als Maschinenabdampf zur Verwendung kommt, tritt 
nach dem Durchgang durch einen auf die Erhaltung gleicher Spannung 
wirkenden Druckregler H bei g in die Blase ein und steigt durch die KJI,mmern 
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der Destillations- und Rektifikationssäule aufwärts. Hierbei bewirkt er das 
Aufkochen der Maische und nimmt Alkoholdämpfe auf, worauf das entstehende 
Gemisch von Wasser- und Alkoholdämpfen im Dephlegmator und Kühler 
die letzte Anreicherung mit Alkoholdampf erfährt. Der die Kolonne bei h 
verlassende Spiritusdampf wird in dem Kondensator J zu Spiritusflüssigkeit 
kondensiert und diese bei i nach geeigneten Sammelbehältern abgeleitet. 

In ähnlicher Weise, wie hier für Spiritus maische beschrieben wurde, 
vollzieht sich der Destillationsverlauf bei anderen Flüssigkeiten in Kolonnen
apparaten, wobei naturgemäß Destillat und Rückstand, je nach der Beschaffen
heit des ursprünglichen Destilliergutes und nach Art und Verhältnis der 
Zusammensetzung sich diesem anpassend, wechselt. 

F i 8 C her, Schoiden, Mischen, Zerkleinern. 13 



Das. Mischen von Werkstoffen. 

1. Das Mischen im allgemeinen. 
Haufwerke fester Körper sind entweder natürlichen Ursprungs oder 

werden durch Zerkleinern erhalten. In beiden Fällen ist ihre Verwendbar
keit zu bestimmten technischen Zwecken vielfach durch eine ungünstige 
Beschaffenheit der sie zusammensetzenden Teilstücke beschränkt. Sie er
fordern dann eine vorbereitende Behandlung, die in der Auslese oder Schei
dung der Teilstücke nach Größe, Form, Dichte, Stoffart usw. besteht, oder 
es werden Haufwerke verschiedener Art, sei es ohne oder nach vorangehender 
Scheidung, durch Mengen oder Mischen der verschiedenartigen Teilstücke 
zu einem Gesamthaufwerk von bestimmten Eigenschaften ~er Einlieger 
vereinigt. Auch auf Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase findet das Verfahren 
des Mischens Anwendung, sei es, um durch mechanisches Zusammenfassen 
von Flüssigkeiten verschiedener Art neue Flüssigkeiten mit anderen Art
merkmalen und damit anderen technischen Eigenschaften und Wirkungen 
zu erzielen, sei es, um die chemische Einwirkungsfähigkeit verschiedener 
Stoffe aufeinander zu ermöglichen oder zu steigern. Endlich haben bestimmte 
technische Ziele auch das Mischen von Haufwerken mit Flüssigkeiten oder 
Gasen bzw. dieser letzteren mit Flüssigkeiten zur Voraussetzung. Das letztere 
ist insbesondere da111l der Fall, wenn es sich um Absorption der Gase, also 
um deren dauernde Bindung an die Flüssigkeit, handelt. Die durch Mischen 
oder Mengen zu vereinigenden Stoffe werden das Mischgut genannt; aus 
ihnen geht durch die Arbeit des Mischens die Mischung, das Gemisch 
oder Gemenge hervor. In besonderen Fällen, z. B. bei der Metallgewinnung 
aus Erzen, wird das Gemenge auch Gattierung genannt. 

Das Endziel der Mischarbeit besteht darin, in dem Mischgut, gleichviel 
ob dies eine Flüssigkeit oder ein Haufwerk ist, die Elemente so anzuordnen, 
daß an allen Punkten der fertigen Mischung die gleichmäßige Verteilung 
der Elemente vorhanden ist, so daß der kleinste Rauminhalt der Mischung 
immer die gleichen Mengen der sie zusammensetzenden, verschiedenartigen 
Stoff teile einschließt. Die Abb. 184 his 186 geben theoretische Gefügebilder 
von Gemischen wieder, die der vollkommenen Mischung von 2,3 und 4 Kom
ponenten entsprechen. Tatsächlich werden solche vollkommene Mischungen 
nicht erreicht, da die gegenseitige Lagerung der Einzelteile stets Zufällig
keiten unterworfen ist, die durch die Art des benutzten Mischverfahrens 
bedingt sind. Die Mischarbeit kann daher nur die Herstellung von Gemischen 
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erstreben, deren Gefüge dem durch die Theorie gegebenen möglichst nahe
kommt. Zum Erreichen dieses Zieles trägt möglichste Kleinheit der zu mischen
den Stoff teile sowie deren tunIichste übereinstimmung in Größe und Form 
ebenso bei wie möglichst geringe Verschiedenheit ihres spezifischen Gewichtes. 

Die höchste Mischbarkeit ist hiernach im allgemeinen den tropfbaren 
Flüssigkeiten und den Gasen eigen; den Haufwerken fester Körper nur dann, 

Abb. 184. Abb. 185. Ahh 186. 

Theoretische GefUgebilder von Mischungen aus 2-4 Kompouenten. 

wenn fSie sich durc.h weitgetriebene Zerkleinerung in ihrem Fließverhalten 
einer Flüssigkeit nähern, demnach Mehlfeinheit besitzen oder bildsam (pla
stisch) sind. Aber selbst unter so günstigen Umständen ist eine vollkommene 
Mischung nur näherungs weise zu erreichen. Dies läßt z. B. die Abb. 187 
ersehen, welche die Anordnung der orange, grün und violett gefärbten, 0,010 
bis 0,015 mm großen Körner von Kartoffelstarke auf den in der Farben
photographie benutzten Lumil3replatten wieder
gibt 1. Bei ungleicher Größe und Form der zu 
mischenden Stoff teile ist eine vollkommene 
Mischung nur entfernt zu erreichen, da die 
größeren Teile stets von einer Vielzahl von Teilen 
geringer Größe umlagert werden, welche die 
zwischen den ersteren verbleibenden Hohlräume 
füllen, z. B. Beton, ein nach Durchfeuchten er
härtetes Gemisch von Zementpulver und größeren 
Steinbrocken. 

Im Gegensatz zu den offenen oder losen 
Haufwerken, dE,lren Stoff teile ohne gegenseitigen Abb. 187. Gemisch aus 3 Kompo. 

nenten. Lumiere·Platte. 
Zusammenhang sind, sind die Stoff teile der bild-
samen oder geschlossenen Haufwerke durch Adhäsion vereinigt. Man pflegt 
diese Haufwerke daher als ei ne n Körper zu betrachten. Das Aneinanderhaften 
der Teilchen ist bei ihnen entweder die Folge einer klebrigen Beschaffenheit 
des Stoffes, welche dieser unter gewissen Umständen, z. B. beim Erwärmen, 
annimmt (Wachs, Kautschuk, Guttapercha, Pech, Linoxin), oder es wird 
durch einen Zwischenkörper, meist eine Flüssigkeit, hervorgerufen, die an 

1 La photographie des couleurs et les plaques autochromes. Herausgegeben von 
der Societe A. Lumiere et ses fils. Lyon.Monplaisir. 

13* 
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den festen Stoff teilchen haftet und sie dadurch miteinander verkittet .(Ton, 
Ölkitt, Mehlteig). 

Aus naheliegenden Gründen ist es bei Haufwerken fester Körper schwierig, 
hei Flüssigkeiten und bildsamen Stoffen praktisch undurchführbar, die Güte 
der erfolgten Vermischung durch das Verhältnis der in der Raumeinheit 
einer Mischung enthaltenen verschiedenartigen Stoff teile auszudrücken und 
damit ein Maß für den erzielten Mischungsgrad zahlenmäßig festzustellen. 
Dagegen bietet fast immer die mehr oder minder vorhandene Gleichmäßig
keit der Farbe einer Mischung einen ziemlich sicheren und leicht zu gewin
nenden Anhalt bei der Beurteilung des Mischungsgrades. Für das Erkennen 
der Farbunterschiede genügt es meist, nebeneinanderliegende Häufchen der 
zu prüfenden Stoffe glatt zu streichen und zu vergleichen. Besser ist elS , 
die Stoffe durch Pressen in Formen zu verdichten und die gewonnenen recht
eckigen Täfelchen beim Vergleich nebeneinander zu reihen (Mehlprüfung 
von Fornet). Zuweilen erhöht das Durchfeuchten der Stoffe das Hervor· 
treten der Farbenunterschiede. Bei plastischen Körpern, z. B. Mehlteigen, 
kann die Prüfung auch durch das Gefühl (den Griff) unterstützt werden, 
d. i. durch Schätzung des Widerstandes, welcher sich der Verschiebung der 
Teilchen entgegenstellt. Dieser Widerstand ist um so größer, je stärker die 
benachbarten Teilchen aufeinander wirken. Er ist klein bei Flüssigkeiten 
und solchen losen Haufwerken von Festkörpern, die sich aus Teilchen ge
ringer Größe und daher auch geringen GewichtelS zusammensetzen, und 
nimmt z.u, wenn Adhäsionskräfte die Gewichtswirkung der Teilchen unter
stützen. 

De.r Erfahrung zufolge sind die in einem bildsamen Körper auftretenden 
Adhäsionskräfte im allgemeinen dann am kleinsten, wenn das Aneinander
haften der Teilchen durch größere Mengen eines flüssigen Zwischenmittels 
vermittelt wird, da die geringe Kohäsion der Flüssigkeit die Verschiebung 
bzw. Trennung der eingebetteten festen Körperteilchen erleichtert. Hierbei 
nimmt auch die Bildsamkeit des Körpers ab, da dieser nur bei einem be
stimmten Gehalt an Flüssigkeit so viel inneren Zusammenhang besitzt, ,daß 
bei dem Wegfall der umformend wirkenden Kräfte auch die durch diese 
eingeleitete Formänderung des Körpers nicht weiter fortschreitet. 

Der zur Herbeiführung der Bildsamkeit eines Körpers erforderliche 
Flüssigkeitsgehalt ist je nach der stofflichen Beschaffenheit des Körpers 
verschieden groß. Er schwankt beispielsweise bei Modellie~omin zwischen 
19 bis 29 v. H.; Kaolin besitzt die größte BildlSamkeit bei 28 bilS 30 v. H. 
WassergehalV. Die in der Zuckerbäckerei verwendeten festen Sirup-, Honig
und Zuckerteige erfordern einen Wassergehalt von 14 bis 18 v. H., damit 
sie die zur Formgebung notwendige GelSchmeidigkeit und Bildsamkeit er
langen, während bei anderen zur Herstellung von Weiß- und Schwarz bäckereien 
benutzten Teigarten (Zwieback-, Brezel-, Kaiserbrot-, Roggenbrotteig 11. a.) 
der für die Verarbeitung erforderliche Wassergehalt zwischen 40 bis 46 v. H, 

1 H. Fi8cher: Beitrag zur mechanischen Untersuchung plastischl'r KörIX'r. Civil· 
ingcnicur 1885, 13<1. XXXI, S. 481. 
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liegt!. Die Erhöhung des FlüssigkeitsgehiLltes über dieses Maß hat die Ab
nahme der Bildsamkeit zur Folge und erschwert die Bildung eines gleich
förmigen, für die weitere Verarbeitung geeigneten Gemisches. In diesem 
Umstande ist die Schwierigkeit begründet, die bei dem Einmischen in einen 
Teig beobachtet wird, der bereits einen gewissen Grad von Bildsamkeit 
erlangt hat; eine Schwierigkeit, die nut wenige der mechanischen Mischwerke 
sicher zu überwinden vermögen. 

Entsprechende Erscheinungen treten auf bei dem Mischen solcher Werk
stoffe, die vor dem Schmelzen einen teigartigen, bildsamen Zustand durch
laufen, wenn durch erhöhte Wärmezufuhr die Annäherung an den flüssigen 
Aggregatzustand herbeigeführt und damit ihm Bildsamkeit vermindert wird. 

Die Mischarbeit ist stets mit einer Ortsänderung der das Mischgut zu
sammensetzenden Stoff teile verbunden, durch welche diese ihre gegenseitige 
Lage wechseln. Je vielseitiger und je öfter sich dieser Wechsel vollzieht, 
um so mehr steigt die 'Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer vollkommenen 
Mischung. Die Güte der Mischarbeit ist daher in hohem Maße auch von der 
Dauer des Mischens bedingt, ein Umstand, der bei der Beurteilung der Wirt
schaftlichkeit eines Mischverfahrens oder einer Mischeinrichtung besondere 
Beachtung verdient. Es ist daher die Mischdauer stets mit dem Zweck des 
Mischens in Einklang zu bringen. Werkstoffgemische, die von der Gewinnung 
oder Erzeugung her eine wechselnde Beschaffenheit besitzen, wie Ton, Kali
salze, Farben, Mehl u. a., werden zweckmäßig in der Weise vergleich mäßigt 
und in Gemische von durchaus gleichförmiger Beschaffenheit übergeführt, 
daß sie wiederholt gemischt werden und bei jedem lleuen Mischvorgang 
ein Teil des Gemisches durch die Zugabe eines gleichgroßen Teiles rohen 
Stoffes ersetzt wird. 

Die Ortsänderung, welche die Mischgutteile beim Mischen erfahren, ist 
entweder die Folge der Selbstbeweglichkeit, die ihnen ihr Eigengewicht oder 
innere, im Mischgut herrschende Spannungen verleihen, oder sie ist die Folge 
des Einwirkens äußerer Kräfte, die durch geeignete mechanische Hilfsmittel 
(Mischwerkzeuge, Mischmaschinen) auf das Mischgut übertragen werden. 
Im ersten Falle dienen mechanische Einrichtungen. einerseits zur Förderung 
des Mischgutes nach der Mischstelle, andererseits weisen sie den in freier Be
wegung befindlichen Teilen des Mischgutes den Weg an, dessen Durchlaufen 
zu möglichst zahlreichen Lagen- und Ortsänderungen führt. Im zweiten 
Falle ist es die Aufgabe der mechanischen Hilfsmittel, die für das Durchein
andermengen der Mischgutteile erforderlichen Ortsänderungen unmittelbar 
herbeizuführen und so oft zu wiederholen, his der verlangte Gütegrad des 
Gemisches erreicht ist. Diese beiden Fälle können technologisch durch die 
Begriffe: Mischen durch Schütten und Mischen durch Rühren 
bzw. Verreiben unterschieden werden. 

Das Verfahren des Schüttens ist nur für das Mischen solcher Stoff
häufungen verwendbar, deren innerer Zusammenhang gering ist, also für 

1 H. FiBcker: Über das Mischen von Körpern und die dabei verwendeten Maschinen. 
(Jvilin~!;pnjeur 1889, Bd. XXXV, R 537. 
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das Mischen loser Haufwerke, Flüssigkeiten und Gase. Bei diesen ist die Eigen
bewegung des Mischgutes entweder die Folge von -dessen Eigenschwere, so 
bei Haufwerken und Flüssigkeiten, oder sie ist die Folge von Bewegungs
energie, die dem Mischgut, insbesondere Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen, 
innewohnt oder ihnen durch Schleudern (Zentrifugieren) erteilt wurde. 

Das Mischen durch Rühren ist für alle in Frage kommenden Werk
stoffe anwendbar. Bei bildsamen Stoffen, deren innerer Zusammenschluß 
(Kohäsion) infolge inniger Berührung und eigentümlicher physikalischer Be
schaffenheit der Einzelteilchen groß ist, pflegt man das Mischen durch Rühren: 
K ne te n zu nennen. In diesem Fall kann das Mischen nur unter Überwindung 
beträchtlicher innerer Widerstände erfolgen und erfordert im allgemeinen 
einen größeren Arbeitsaufwand. 

Für das Mischen durch Verreiben ist kennzeichnend, daß die Misch
arbeit von einer fortgesetzten und meist sehr weitgehenden Zerteilung der 
festen oder flüssigen Mischgutteilchen begleitet ist. 

Während das Mischen kleiner Stoffmengen in der Regel durch Handarbeit 
erfolgt, erfordert das Verarbeiten großer Stoffmengen, das sich meist über 
längere Zeiträume erstreckt und einen größeren Kraft- und Arbeitsaufwand 
bedingt, die Anwendung mechanischer Mischeinrichtungen: der Misch
apparate, Mischwerke oder Misch maschi nen. Diese werden, ent
sprechend dem beim Mischen zur Anwendung kommenden Arbeitsverfahren, 
eingeteilt in Schütt- und Schleuderwerke, Rühr- und Knetwcrkc 
und Verreibwerke. 

Bereits das Eintragen des Mischgutes in den Mischapparat vermag die 
Güte der .mit dem letzteren erzielten Mischung zu beeinflussen. Es ist des
halb nicht nur zweckmäßig, sondern für die Erzielung einer innigen Mischung 
unerläßlich, die zu mischenden Stoffe in solcher :Folge und Menge dem Misch
werke zuzuführen, wie es dem beabsichtigten Mischungsverhältnis entspricht. 
Am besten gelingt dies bei feinpllh-erigen Stoffen und Flüssigkeiten infolgc 
der großen Teilbarkeit dieser. 

II. Das Abteilen des Mischgutes. 
:Für das Herstellen von Mischungen, in denen die gemischten Stoffe 

in bestimmten Mengenverhältnissen vorhanden sind, ist neben der sorg
fältigen Führung und Überwachung des Mischvorganges die richtige Zumes
sung der zu mischenden Stoffe notwendig. Die Gewichtsbestimmung der 
Stoffmengen vor dem Eintrag des Mischgutes in den Mischer bietet für eine 
solche die größte Gewähr. Sie findet deshalb überall da, wo es auf die genaueste 
Einhaltung des Mischungsverhältnisses ankommt, wie z. B. bei der Her
stellung von Heilmitteln, Anwendung. Für den allgemeinen Gebrauch ist 
sie meist zu umständlich und wird mit Vorteil durch Rauinmeßverfahren 
ersetzt. Nur bei dem Verarbeiten großer Mengen gleichartigen Mischgutes, 
wie z. B. in der Zementfabrikation, vermag die Anwendung selbsttätiger 
Wägeeinrichtungen schätzbare Vorteile zu bieten. 
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In allen den Fällen, die nur eine mäßige Genauigkeit der Zusammen
setzung des fertigen Gemisches erfordern, überläßt man die Mengenbestim
mung der Abschätzung durch das Augenmaß oder wendet Raummessung 
unter Verwendung von Meßgefäßen an, deren Größe neben der Anzahl der 
aufeinanderfolgenden Füllungen und Entleerungen meist die genügende Ge
nauigkeit des Mischungsverhältnisses gewährleistet. Für das Verteilen großer 
Stoffmengen stehen dann stetig arbeitende MeßE(inrichtungen in Benutzung, 
deren Antrieb vielfach von der Mischmaschine abgeleitet wird. 

a) Das Abteilen mit Meßgefäßen. 
Auf der Benutzung von Meßgefäßen beruhende Einrichtungen sind ins

besondere für das Abteilen von Flüssigkeiten, Gasen und pulverigen Stoffen 
verwendbar. Für das Abteilen tropfbarer Flüssigkeiten eignen sich die ver
schiedenen Bauarten der auch für andere Zwecke gebräuchlichen Rad-, Kolben
und Schwimmermesser, für Gase bieten Gasuhren geeignete Meßmittel. Hier
bei hat sich für das Mischen 
zweier Gase verschiedener 
Art (Ölgas und Acetylen) 
u. a. eine Einrichtung be
währt, bei welcher die 
Trommelachsen zweier 
Gasuhren derart durch ein 
Getriebe gekuppelt sind, 
daß die Übersetzung im 
Verein mit den Trommel
inhalten das bestimmte 
Mischungsverhältnis her
beiführt!. 

Bei pul verigen und 
ähnlichen Stoffen wird 
das Meßgefäß zweckmäßig 
am Eingang des Misch
werkes unterhalb des Füll-
oder Aufgabetrichtersein

Abb. 188-189. Meflrohr. 

geschaltet. Nach Abb. 188 und 189 besteht es beispielsweise in einem Meß
rohr a, das in einem Gehäuse b um die wagerechte Achse c drehbar ist. Es 
enthält einen leichtbeweglichen Kolben d, dessen Endstellungen die Anschläge e 
und I bestimmen. In der gezeichneten aufrechten Lage des Zylinders a ruht 
der Kolben auf dem unteren Anschlage e und bildet· den Boden des Meß
gefäßes, wenn dieses aus dem Behälter g mit Mischgut gefüllt wird. Während 
der Drehung des Gefäßes um 180 0 schiebt der durch sein Gewicht abwärts
fallende Kolben die Gefäßfüllung dem Mischwerk zu. Der Kolben wird durch 
den Anschlag I gefangen und das Meßgefäß von neuem aus dem Speiserumpf 

1 Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1903, S. 1361. 
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mit Mischgut gefüllt, um durch Fortsetzung der Drehung von neuem ent
leert zu werdenl . 

Vielfach wird das über dem Eingang des Mischwerkes aufgestellte Meß
gefäß rahmenartig gestaltet und in der Längen- und Breitenrichtung durch 

Zwischenwände in Fächer geteilt, welche 
, . 
t~~l ~:l\~ die verschiedenen zu mengenden Arten 
~{~t ::@: des Mischgutes aufnehmen. Um dabei 
:~~': "' ... ,, S mit dem gleichen Meßrahmen die Stoffe 

."!I.W/7 4~~=~~~~~~~~~i'@;;k~';' in wechselndem Mengenverhältnis ab-

~ teilen zu können, erhalten die Innen-
"" ']:'.';<-:r~tJ~j3~.'?i;~~~N:~~ seiten der Rahmenwände nach Abb. 190 'v . " ~ ,, ';';'~"" ,,~-:. -;..:,"" , .. z ' 

~::'.~:.~'J'o.:.< , ..•• :.,,:;:.',,'" Falze, in denen die Zwischenwände w 

TlI ~~;~llir~~ s ~ nach Bedarf versetzt werden können 2. 

~==:::::F=~~=:E~;"';;:7.~r.:'~:~~·'~'~~·/~;~~i~;;·;'~7 rr Den Boden des Rahmens bildet ein 
TlI .t7!t!f.Af./.~jP~ Schieber 8, bei dessen Öffnen das abge

teilte Mischgut in das Mischwerk fällt. 

Abb. 190. MeJlrahruen. Ein anderes Beispiel eines Rahmen
teilers zeigt die Abb. 1913. Hier gleitet 

em mit gleichgroßen Abteilen a versehener Rahmen R auf einer festliegenden 
ebenen Platte p unterhalb der Mischgutbehälter MI bis M a vorüber.' Das 
dem ersten dieser Behälter (MI) entfließende Gut füllt die Abteile des Rah
mens. Das den folgenden Behältern (M2 M a) entnommene lagert sich schichten
weise auf der Rahmenfüllung und sinkt in Gemeinschaft mit dieser bei der 

,\ 1,),. 191. Ic flm hllle n . o 

I 

' ~ 

Verschiebung des Rahmens durch eine Öffnung 0 der stützenden Platte 
in das Mischwerk ab. Durch die Schichtdicke des den Behältern entfließenden 
Mischgutes, die mittels der Schieber 8 einstellbar ist, werden die Mengen-

1 Nach dem DRP. Nr. 52580 vom 19. September 1889 sind derartige Meßgefäße 
für Brikett- und Ziegelmaschinen vorgeschlagen worden. 

2 DRP. Nr. 270708 vom 14. Mai 1913. 
3 Nach DRP. Nr. 116486 vom 7. Dezember 1899. 
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verhältnisse im Gemisch bestimmt bzw. geregelt. Kreisförmige Anordnung 
der Rahmenabteile und Wandern dieser um den Mittelpunkt des Kreises 
bewirkt Stetigkeit der Verteilung des Mischgutes. 

b) Die stetig wirkenden Abteiler. 
Stetig wirkende Teilapparate finden bei dem Mischen pulverförmiger 

und bildsamer Werkstoffe Anwendung. Das Mischgut wird, nachdem es in 
einer gleichdicken Schicht ausgebreitet worden ist, Teilleisten zugeführt, 
welche in steter Folge gleichgroße Teile der Schicht ablösen und dem Misch
werk zuleiten. 

Ein derartiger Teilapparat für Mehlmischmaschinen 1 ist in Abb.192 
dargestellt. Derselbe besteht aus einem wagerecht ausgespannten Förder
bande a, dessen abwärts- lfiscl7gvl 
gerichtete Schubleisten auf 
der geschlitzten Decke b "IE"""---''''''-'' 
des Speiserumpfes der 
Mischmaschine gleiten. Den 
Rumpf teilen senkrechte, 
normal zur Längenrichtung 
des Bandes stehende Quer
wände c in gleich große 
Kammern I bis V, deren 
untere Öffnungen durch I.q]] 11 ]] 11 T 

Schieber abschließbar sind. "'~1~~~~~~~~~~~:1~:==) Der Schlitz der Rumpf- 2 7 f- b 
decke verläuft in Richtung d II c II c II c 
der Diagonale d I des von IJ 11 11 11 c 
dem Förderband überdeck
ten Rechteckes deI g. Die 

Abb. 192. Teilapparat für Mehlmischer. 

e 

von den einzelnen Kammerwänden c begrenzten Schlitzteile entsprechen 
demnach schmalen und unter sich gleichbreiten Streifen 1 bis ;; des 
Förderbandes, deren Zahl gleich der Kammeranzahl im Speiserumpfe ist. 
Erfolgt während des Betriebes die Zuführung von Mischgut an dem 
einen Ende (E) des laufenden Bandes, so decken diese Streifen prisma
tische Haufen des Mischgutes, deren Dicke durch die Höhe der Schub
leisten des Förderbandes bestimmt wird. Jeder Kammer fließt daher so 
lange eine gleiche Menge des Mischgutes zu, als dessen Zufluß nach dem 
Bande andauert. Es wird damit die Bildung einer Anzahl gleichgroßer 
Haufwerkgruppen erzielt, die bei entsprechendem Wechsel der Art des zu
geführten Stoffes bereits unvollkommene Mischungen darstellen, in denen 
die verschiedenen Arten des Mischgutes in gleichen Mengenverhältnissen 
enthalten sind. 

Auf ähnlicher Grundlage beruht der für das Abteilen körniger Hauf-

1 DRP. Nr. 34 431 vom 10. Ml;li 1885. 
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werke bestimmte Teilapparat von Jochum und Ehrhardt 1, den die Abb. 193 
im Aufriß und Grundriß wiedergibt. Das in dem Speiserumpf E befindliche 
Mischgut wird vor dem Eintritt in das Mischwerk einer kreisförmigen, lang
sam umlaufenden Scheibe a zugeführt, von der es eine Streichleiste b abnimmt 

und durch den Fangtrichter c in das 
Mischwerk leitet. Je nach der Einstel
lung dieser Streichleiste gegen die 
Scheibenmitte findet das Abteilen des 
Mischgutes in mehr oder weniger brei

~::::==:jc~=rn ten Streifen 8 statt, deren Höhe durch 
den Abstand der unteren Kante einer 
zweiten Streichleiste d von der Ober
fläche des Teiltellers bestimmt ist. 
Durch NebeneinandersteIlen mehrerer 
solcher Teilapparate können dem Misch
werk gleichzeitig verschiedene Arten 
von Mischgut in bestimmten, aber 
leicht wechselbaren Mengenverhält
nissen zugeführt werden. Mit einem 
Teilteller von 400 bis 800 mm Durch
messer können bei einem Arbeitsver
brauch von 0,4 bis 0,8 PS etwa 400 
bis 2500 I Mischgut in der Stunde ab
geteilt werden. 

/ 

I 

.;" 
;' 

.... ... 
"\ 

I , \ 
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Das übereinanderordnen mehrerer 
Teilteller verschiedener Größe und 
Zuleiten des Mischgutes aus einer glei-
chen Anzahl.gleichachsig aufgestellter 

Abb. 193. Teilteller. Speiserümpfe gibt die Möglichkeit, mit 
einem Teilapparat gleichzeitig mehrere 

Arten von Mischgut und in verschiedenen Mengen dem Mischer zuzuteilen 2. 

Für das Zuteilen bildsamer Massen ist empfohlen worden, diese mittels 
Messern, die hobel artig auf dem Teilteller angeordnet sind, in Streifen von 
bestimmtem Querschnitt zu zerschneiden und diese dem Mischwerk zuzu
führen. 

BI. Das ],Iischen im besonderen und die Mischwerke. 
Die Grundlagen des Mischens sind für alle Werkstoffe die gleichen. Bei 

festem Mischgut wird der geordneten Zusammenhäufung der verschieden
artigen Mischgutteile durch deren schichtenweises übereinanderlagern vor
gearbeitet, wobei die Schichten gleichartigen Stoffes meist in regelmäßigen 
Zwischenräumen wiederkehren. Die Schichtenbildung erfolgt bei kleinen 

1 DRP. NI'. 40546 vom 12. November 1886. 
DRP. Nr. 168320 vom 5. Juni 1904. 
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Mengen pulverförmigen und stückigen Mischgutes am einfachsten durch Hand-
arbeit. Für das Verteilen und schichtenweise Ausbreiten' größerer Mengen 
pulveriger Stoffe kommt zweckmäßig ein rasch umlaufender Streuteller oder 
eine durchlochte Schleudertrommel zur Anwendung. Bei gleichbleibender 
Umlaufzahl des Streuers wird hierbei die Dicke der übereinander gelagerten 
Schichten dllrch die. für jede benutzte Streudauer bestimmt. Senkrechtes 
Abstechen der wagerecht übereinander lagernden Schichten des Mischgutes 
und erneutes schichtenweises Häufen oder Ausstreuen des Gutes führen zur 
schrittweisen Verbesserung des Gemisches und schließlich zum erwünschten 
Gütegrad der Mischung. Durch allmählichen Zusatz einer Flüssigkeit während 
des Mischvorganges kann dem Gemisch eine schlamm- oder brei artige Be
schaffenheit erteilt werden. 

Beachtenswerte Beispiele für das Mischen durch Schichtung bieten 
die in Spinnereien dem Mischen der rohen Spinnstoffe dienenden, 4 bis 5 m 
langen 2 bis 4 m tiefen und 1,5 bis 3 m hohen, zuweilen heizbaren Misch-
kammern mit ge- Cl ~~~ ~ ___ 

-- . """",- ' Cl '-t' a: -. schlossenen oder die ' :;,.::.~ ..,..- ' <;.~, ~ ; - -- - : :""', 
'/i["~'''':S, ' T' -..r~-:=.:::: .":\. I~\'Z: ~'\ ~J 

Luft durchlassen _ , N.'(1: ' ".~~\ \ 1 ./· .1:J.-;::';'~'%;' -1/;-.??,J.:;:"iS.\ .... --
t\h!l~ .. ti~} :1~'K.JjWi: : M(!I:.~~~l l . ~ den Lattenwänden. ~\'i;:~~ , 1I'l.~'~~, ~,' \{\~~";:;;i///I,' 

In ihnen werden die j '<,,;,:..' !-~ '::;r; i\.~~)t b S U 

Spinnstoffe, nach f!i'\ -.,,= .. = .. =~'=-';+=-1-E:-;::Oi.ff~~~~. • 
Ursprung, Farbe l\,!l . _._._._ . _@_._ ._ . _ . _ . _.\tI~I:'$.-=. s 
oder Stapel unter- ' - ' - -
schieden, schichten-

Ahh. tn,l. BnulIlwolllll;scher. 
weise derart einge-
tragen, daß die übereinander liegenden Schichten der Reihe nach dem Inhalt 
einer größeren Anzahl Ballen entnommen werden und die Schichtung in glei
cher Reihenfolge so oft wiederholt, bis die Mischkammer geftillt ist. Die Ent
nahme der Füllung erfolgt nach dem Öffnen der einen Langseite der Kammer 
durch senkrechtes schichtenweises Abstechen mittels der Schaufel (Asbest) 
oder durch Abziehen senkrechter Schichten von oben nach unten mittels 
eines langzinkigen Rechens (Baumwolle), so daß jede zur weiteren Ver
arbeitung gebrachte Menge Teile aller wagerechten Schichten enthält. 

Im Öffner aufgelockerte und vorgereinigte Baumwolle wird in Spinne
reien dBdurch gemischt, daß die Vliese mehrerer hintereinander über einem 
Lattentisch liegender Wickel a nach Abb. 194 übereinander geschichtet der 
Schlagmaschine S zugeführt werden, wo der umlaufende Schläger 8 von ihnen 
beim Austritt aus der Speiseeinrichtung b senkrechte Schichtenlagen abnimmt. 

Flüssigkeiten verschiedenen spezifischen Gewichtes haben beim Zu
sammenbringen das Bestreben, sich schichtenweise abzusondern; die schwere 
Flüssigkeit sinkt zu Boden und wird von der leichteren bedeckt. Für das 
Mischen solcher Flüssigkeiten ist es daher zweckmäßig, die leichte Flüssigkeit 
am Boden des Mischgefäßes in die das Gefäß füllende schwere Flüssigkeit 
einzuleiten, so daß sie diese aufsteigend durchdringen muß. Umgekehrt 
empfiehlt es sich, die schwere Flüssigkeit durch die spezifisch leichtere Gefäß-
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füllung herabsinken zu lassen. In jedem Fall wird das Vermischen durch 
Zerteilung der zugeführten Flüssigkeit in einzelne Ströme und durch mischende 
Bewegung der Gefäßfüllung erheblich beschleunigt. 

Von dem gleichen Verfahren wird bei den Gasfeuerungen metallurgischer 
Öfen Gebrauch gemacht, sofern bei diesen die Eintrittsöffnungen für Luft 
und Gas so übereinander angeordnet werden, daß das spezifisch leichte und 
daher aufsteigende Gas der unteren Öffnung entströmt und die über ihm 
eintretende schwere Luft durchdringen muß. 

A. Das Mischen durch Handarbeit. 
In den einfachsten Fällen bewirkt der Mischer das Mischen verschie

dener Stoffe unmittelbar mit den Händen ohne Zuhilfenahme eines Misch
werkzeuges. Pulverige, dünnflüssige und breiartige Stoffe werden von ihm 
mit der hohlen Hand erfaßt oder geschöpft und auf einer Mischplatte oder 
in einer Mischschüssel wiederholt zusammenge,häuft; oder sie werden durch 
kreisende Handbewegungen bis zum Eintritt des gewünschten Mischungs
grades durcheinander gerührt. Bei bildsamen Stoffen, die der Mischbewegung 
größeren Widerstand bieten, führt eine drückende, stoßende und schiebende 
Bewegung (Walken, Wirken) die entsprechende Umordnung der Stoff teile 
herbei. Zuweilen wird das Mischen plastischer Körper, wie fester Brotteige, 
Ton, Lehm usw., auch durch Treten der auf einer Mischplatte oder in einem 
Mischtrog (Knettrog) befindlichen Masse mit den Füßen bewirkt. Hierbei 
wird z. B. der Ton auf einem Holzfußboden zu einer runden, 80 bis 100 mm 
hohen Schicht ausgebreitet. Der Treter stellt sich in der Mitte auf, drückt 
den Ton mit seinen Hacken ein und geht, einen Fuß neben den anderen 
setzend, vom Mittelpunkt aus in Spirallinien allmählich zum Rand, dreht 
sich dann herum und geht wieder zum Mittelpunkt, wobei er die Füße so 
Retzt, daß seine Hacken immer auf die Stelle kommen, an der beim ersten 
Kneten der vordere Teil des Fußes befindlich war. 

Bei andauernder Tätigkeit sowie dann, wenn die EigenRchaften der zu 
mischenden Stoffe oder die beabsichtigte Verwendung des Gemisches die 
unmittelbare Berührung mit der Hand untunlich erscheinen lassen, unter
stützen einfache Werkzeuge und Geräte die Arbeit. Durch mehrfache Wieder
holung des gleichen Verfahrens an dem bereits gemischten Stoffe wird der 
beabsichtigte Mischungsgrad erreicht. 

Als Mischwerkzeuge finden entweder Schaufeln, Schippen und 
Kellen oder Rührstäbe, Rührscheiben und Rührquirle Anwendung. 
Mit den erRtgenannten Werkzeugen wird das Mischgut in nach dem Augen
maß eingeschätzten Mengen in bestimmter Folge und Ordnung auf einem 
in der Nähe des Vorrates befindlichen, meist aus Brettern gebildeten Misch
boden geschichtet aufgehäuft, hierauf senkrecht zur Schichtung abgestochen 
und erneut geschichtet, bis nach mehrfacher Wiederholung des gleichen Ver
fahrens das Gemisch die beabRichtigte Eigenschaft erlangt hat. 

Rührstäbe, Rührscheiben und Quirle dienen vornehmlich zum Mischen 
von FlüRRigkeitcn. In Kleinbetrieben, z. B. Laboratorien, werden viel-
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fach Glasstäbe zum Durchrühren und Mischen kleiner, in geeigneten Gefäßen 
befindlichen Flüssigkeitsmengen benutzt. Zum Mischen größerer Flüssig
keitsmengen dienende Rührscheite bestehen meist aus Holz und besitzen 
nach Abb. 195 ruderförmige Gestalt. Sie werden an dem zylindrischen Griff 
mit den Händen erfaßt und so in schwingender oder kreisender Ruderbewegung 
durch die in einem Bottich befindliche Flüssigkeit geführt, daß die Breit
seite des Scheites voranschreitet. Durch den hierbei gegen die Flüssigkeit 
ausgeübten Druck findet ein Anstauen dieser vor dem Rührer statt (Abb. 195 
bei a). Sie fließt an den Seiten kanten des Rührers vorbei und ergießt sich 
in den hinter diesem entstehenden Hohlraum b. Hierbei werden die Flüssig-

Abb. 195. Rührscheit. 

000 
o 0 

o • 0 
o 0 

000 
Abb.I96. Rührscheibe 

oder Rührstange. 
Abb. 197-199. RUhrquirle. 

keitsteilchen in lebhafte, das Mischen fördernde Wirbelbewegung versetzt, die 
bei vielfacher Wiederholung zur Bildung eines gleichförmigen Gemisches führt. 

Auf der gleichen Grundlage beruht die Mischstange, Abb. 196, die am 
unteren Ende eine scheibenfärmige Platte (Mischscheibe) trägt und in der 
Flüssigkeit senkrecht auf und ab gestoßen wird. Die Scheibe ist mehrfach 
durchbohrt, so daß bei ihrer Bewegung je nach der Bewegungsri9htung über 
oder unter den Scheibenlöchern Flüssigkeitssäulen entstehen, die auseinander
fließend sich unter lebhafter Wirbelbildung wieder mit der übrigen Gefäß
füllung vereinen. 

Der Rührquirl, Abb.197 bis 199, überragt das Rührscheit in der Misch
wirkung erheblich. Er. besteht aus einem zylindrischen Stiel a, an dessen 
in die Flüssigkeit tauchendem Ende kreuzweise gestellte Rührstäbchen oder 
Rührplatten b vorspringen, die bei einer dem Stiel erteilten Drehbewegung 
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die Flüssigkeit in der· gleichen Weise wie das Rührscheit teilen und wieder 
wirbelnd zusammenfließen lassen (Abb. 199). Durch die Drehung in der 
Flüssigkeit hervorgerufene Fliehkräfte tragen hierbei zur Beschleunigung 
des Mischvorganges erheblich bei. Die Drehung des Handquirles erfolgt durch 
Abwälzen des Stieles zwischen den Innenflächen der beiden Hände, die hier
bei in wechselnder Richtung verschoben werden. Hierdurch ist die Anwendung 
des Quirles als Handwerkzeug nur auf das Mischen kleiner Flüssigkeitsmeng~n 
beschränkt. Eine besondere Art des Quirles bildet der sowohl drehend als 
schlagend geführte Schneebesen, der aus einem birnenförmig gestalteten 
Drahtgeflecht besteht und in Konditoreien, Bäckereien und ähnlichen Be
trieben beim Einmischen von Luft in klebrige Flüssigkeiten (Eiweiß) zum 
Zweck der Schaum- oder Schnee bildung verwandt wird. 

Eine besondere Stelle nimmt unter den Handmischverfahren das Zu
sammenmischen trockener oder befeuchteter pulveriger Körper, z. B. Farben, 
durch Verreiben in der Reibschale oder auf einer Reibplatte ein, in
sofern bei ihm der Mischvorgang mit einer fortschreitenden Zerkleinerung 
des Mischgutes verbunden ist. 

B. Die Mischmaschinen. 

a) Die Schütt· und Schleuderwerke. 
Dem Mischen auf Schütt- und Schleuderwerken werden vornehmlich 

kleinkörnige, pulverige und faserige Haufwerke unterworfen. In. Getreide
mühlen, Brauereien und Malzfabriken dienen Schütt- und Schleuderwerke 
zum Umlagern und Mischen von Körnerfrüchten und Malz, in Melilfabriken, 
Farbenfabriken u. dgl. zum Mischen der verschiedenwertigen mehlfeinen 
Erzeugnisse, in der Spinnereitechnik werden bei der Herstellung von plat
tierten, d. h. aus verschiedenfarbigen Faserstoffen erzeugten Garnen, Streu
werke benutzt und an dem Speiseapparat der Krempel angeordnet. Auch 
für das Mischen 'Von Flüssigkeiten finden derartige Einrichtungen Verwendung, 
um entweder Gemische von Flüssigkeiten verschiedener Dichte, z. B. Ge
mische von Fetten und Ölen mit wässerigen Flüssigkeiten, so zu vergleich
mäßigen (homogenisieren, emulgieren), daß sich die Einzelflüssigkeiten unter 
gewöhnlichen Verhältnissen nicht wieder trennen, oder um Flüssigkeiten zum 
Zweck gegenseitiger chemischer Einwirkung mit anderen Flüssigkeiten (auch 
Gasen) in innige Berührung zu bringen. 

1. Die Schüttwerke. 
Das wesentliche Merkmal der schüttend wirkenden Mischwerke bildet die 

Freifallbewegung des zu mischenden Gutes. Mechanische Einrichtungen, 
die mit diesen Mischwerken verbunden sind, dienen allein der Förderung 
des Mischgutes zur Mischstelle. Diese Förderung wird hierbei so oft wieder
holt, bis das entstehende Gemisch die erwünschte Gleichförmigkeit beijitzt 
oder der sonstige Zweck des Mischens errpicht ü;t. 
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Das Mischen durch Schütten erfolgt entweder durch stetig wiederkehren
des übereinanderlagern dünner Schichten des rohen oder vorgemischten 
Mischgutes oder durch freien Auslauf des Gutes in zerstreutem Strom. Beide 
Verfahren finden bei der Lagerung des Getreides und Getreidemehles in auf
rechtstehenden prismatischen oder zylindrischen Behältern (Silos) Anwen
dung. In diesen wird das Lagergut . zum Fernhalten vonSchädlichkeiten 
(Stocken, Insektenfraß) zeitweise umgelagert, indem es dem aufrechtsteIlenden 
Behälter am unteren Ende entnommen und durch Fördereinrichtungen 
(Bänder, Schrauben, Eimerwerke) dem gleichen oder einem anderen Behälter 
oben wieder zugeführt wird. 

Die Abb. 200 zeigt eine 
nach diesem Grundsatz einge
richtete Mehlmischmaschine. 
Dieselbe kann bis zu 15000 kg 
Mehl aufnehmen und mischt 
bei einem Arbeitsverbrauch 
von 0,3 bis 0,8 PS in der 
Stunde 2500 bis 5000 kg Mehl. 
Die zu mischenden Mehlsorten 
werden durch den Einlauf E 
einer Förderschraube e über
geben, die sie in den Mehl
behälter M schichten weise ein
lagext. Nach der Füllung des 
Behälters führen zwei dem 
trichtexförmigen Auslauf des
selben vorgelagerte und in 
gleicher Richtung umlaufende 
Walzen a das Mischgut einer 
zweiten Förderschraube b zu, 
die es durch Vermittelung des 
Becherwerkes c und der Ein
lauf schraube e zu dem Behälter 

Abb. 200. Mehlmischmsschine. 

M in mehrfach wiederholte m Kreislauf zurückbringt. Leitplatten I schützen 
die Walzen vor Überlastung und dienen der gleichförmigen Verteilung des 
Mischgutes auf die Förderwalzen. Nach vollendetem Mischen wird das 
Mehl bei d abgesackt. 

Bei einer anderen Ausführung l solcher Mischwerke wird das dem unteren 
Behälterauslauf entfließende Mehl von einem künstlich erzeugten Luftstrom 
erfaßt und durch eine Rohrleitung dem Mischbehälter wieder zugeführt. 

In Getreidespeichern erfolgt das Umlagern des Getreides vielfach in der 
Art, daß der unteren Austrittsöffnung des Speicherbehälters ein Leitkegel 
vorgelagert ist, der das unter dem Druck der nicht selten i 5 bis 20 m hohen 
Körnersäule stehe~de Getreide zwingt, die Speicherzelle in Form eine~ 

1 DRP. Nr. 255331 vom 3. November 1911 
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weit ausgebreiteten hohlen Streukegels zu verlassen. Hierbei ist das Ab~ 
sinken des Getreides im Innern der Zelle von einer Vermischung begleitet, 
sofern ,nach Abb. 201 die Körner, die in der Nähe der Zellenachse lagern, 
..",.,---------------"" rascher dem Ausfluß zustreben als die der 

Zellen wand naheliegenden 1. 

Durch den Einbau eines in der Achse 
der Speicherzelle liegenden Entleerung/;
rohres gelingt es, das Absinken der Zellen
füllung zu vergleichmäßigen derart, daß es 
von oben nach unten fortschreitend in Ab
sätzen erfolgt. Zur Erreichung dieses 
Zweckes kann das Mittelrohr a nach Abb. 202 
in verschiedenen Höhenstufen Abzugsöff
nungen erhalten, die entweder nur durch 
den Druck der das Rohr füllenden Kömer-

Abb.201. Abfiufl aus der Bodenöffnung von masse oder besser durch besondere nach 
Silozellen. dem Innern des Rohres sich öffnende Klap-

Abb. 202. Silozelle mit 
Mittelrohr. 

pen b 2 so lange verschlos
sen bleiben, als sie von der 
Rohrfüllung bedeckt sind. 
Wird das Rohr durch die 
untere Ausflußöffnung c 
der Zelle entleert, so gibt 
die niedersinkende Rohr
füllung die Öffnungen von 
oben nach unten fortschrei
tend frei, und es fließt die 
über der freigelegten Öff
nung außerhalb des Rohre:;, 
stehende Zellenfüllung 
nach dem Rohrinnern ab, 
wie aus der Abbildung zu 
ersehen ist. 

In Mehlspeichern emp
fiehlt es sich', den Misch
vorgang durch eine Förder
schraube zu unterstützen, 
die nach Abb. 203 in das 
mittlere Entleerungsrohr 
eingelagert ist, das hier ent
sprechend Abb. 203 B in 
der Längenrichtung ver
laufende Schlitze 8 ent-

1 Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng. 1916. S. 18M. 
~ DRP. Nr. 95831 vom 8. April 1897. 
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Abb. 203. SIlozellen mit 
Mittelrohr. 
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hältl. Die Schraube fördert das in' der Mitte der Zelle befindliche und ihr 
durch die Rohrspalten zufließende Mehl beständig nach oben, wo es das 
Rohr verlassend nach den Umfassungswänden der Zelle abfließt, um hier 
.herabzusinken und von neuem in den Kreislauf einbezogen zu werden. Durch 
den hiermit verbundenen wiederholten Orts- und Lagenwechsel der Mehl
teilchen wird das Durchmischen der Speicherfüllung erzielt. Um die Ge
schwindigkeit des Ortswechsels noch zu erhöhen, hat man auch die Steigung 
und den Durchmesser der Schraube stetig oder stufenweise von unten auf
.steigend vergrößert 2. 

Zur Herstellung von Mörtel, Beton und ähnlichen Gemischen, die im 
feuchten Zustand verarbeitet werden, geeignete Schüttwerke erfordern eine 
größere Weiträumigkeit des Misch- Kies Zement 
raumes, damit die freie Beweglich
keit des Mischgutes gesichert und 
-dessen Festsetzen verhindert werde. 
Der Mischraum enthält nach Abb. 204 
eine Anzahl reihenweise angeordnete 
und in den übereinander liegenden 
Reihen gegeneinander versetzte Teil
.stäbe a, die ihn rechtwinklig zur 
Fallbewegung durchragen. Ihre Be
.stimmung ist, das oben in den Misch
raum eingetragene Mischgut bei dem 
Abwärtsfall wiederholt aufzuhalten 
und abzulenken, um dadurch das 
innige Vermengen der Stoffe zu er
zielen. Das bei beingeführte staub
förmige Mischgut (Zement, Kalk) 
wird bei dem Eintritt in den ~sch
raum zweckmäßig durch einen Venti
lator verteilt, so daß es die dem 
Behälter c entrollenden stückigen 
Haufwerke (Kies, Steinschlag) ein
hüllt, nachdem sie mit dem Behälter 

___ --+-_,.../1/osser __ - -+-- _ 
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Abb. 204-206. Betonmischer. 

d entfließenden Wasser befeuchtet wurden. Das gut durchfeuchtete Gemisch 
wird im unteren Teil des Mischraumes gesammelt und aus diesem nach Be
darf entnommen. 

Bei enger Stellung der Teilstäbe führt die unglejche Größe des Stein
schlages leicht zu Verstopfungen des Mischraumes. Diesem kann dadurch 
vorgebeugt werden, daß man die Teilung der Stabreihen vergrößert 
und auf die Stäbe nach Anleitung der Abb. 205 3 leichtbewegliche Hülsen 
.aufschiebt, die beim Durchgang größerer Stücke seitlich ausweichen. 

1 DRP. Nr. 231 750 vom 12. Juni 1910. 
2 DRP. Nr. 153009 vom 3. Mai 1903 und Zusatz Nr. 226323 vom 23. März 1909. 
3 DRP. Nr. 280772 vom 5. Juli 1913 . 

. F i .. c her. Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 
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Auch sind die feststehenden Teilstäbe durch sich drehende Flügelräder er
setzt worden 1. 

Eine besondere Gruppe der Schüttwerke zum Mischen fein- und grob
körniger sowie stückiger Haufwerke bilden die Mischtromrnein, d. s. zylin
drische oder kegelförmige, drehbare Gehäuse, die im Innern Hebschaufeln 
besitzen, welche das eingetragene Mischgut anheben und in vielfacher Wieder
holung sich überstürzend zurückfallen lassen. 

Die Abb. 206 zeigt die Einrichtung einer Mehlmischmaschine mit zylin
drischer Trommel 2. Die zu mischenden Mehlsorten werden durch den Trich
ter a, der in der einen Stirnwand der Trommel b mehldicht eingesetzt ist. 
in das Innere dieser eingeführt. Die Innenseite des Trommelmantels trägt 
kleine vorstehende Schaufeln c, die bei der Drehung der Trommel das im 
Trommeltiefsten befindliche Mehl schöpfen und es emporheben, bis es bei 
geeigneter Schräglage der Schöpfschaufeln wieder herabfällt. Hierbei durch-

7-

Abb. 200. MiscbtrommeI. 

läuft das Mehl einen durch schrägstehende Platten gebildeten Rost d, der 
es allmählich dem Austragende der Trommel zuleitet. Das Austragen ge
schieht nach vollendeter Mischung durch ein Rohr e, welches die zweite Stirn
wand der Trommel mehldicht durchdringt. Ihm wird das Mischgut durch 
die Hebradschaufeln c zugeführt. 

Ein zweites' Beispiel für Trommelmischmaschinen bietet die neuere An
ordnung des vielbenutzten Mörtel- und Betonmischers von Smith3 , der in 
Abb. 207 bis 209 dargestellt ist. Die Mischtrommel a wird von einem Schwenk
rahmen b getragen, der senkrecht zur Trommelachse gelagert ist. Sie besteht 
aus zwei Kegelstumpfen, die mit den weiten Seiten zusammenstoßen und 
im Innern plattenförmige Mischschaufeln c tragen, deren nach verschiedenen 
Richtungen schräge Stellung beim Umlauf der Trommel das Durcheinander
werfen des Mischgutes fördert. Zum Umtrieb der Trommel dient ein Zahn
kranz d, mit dem ein Getriebe e in Eingriff steht, auf das die Kegelräder I f! 
die Drehung der Antriebwelle h übertragen. Da diese Welle zugleich die. 

1 DRP. Nr. 191 140 vom 19. Oktober 1906. 
:: DRP. Nr. 41524 vom 12. Dezember 1887. 
3 DRP. Nr. 206500 vom 7. Juni 1907. 
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Schwenkachse des Rahmens b ist, so kann die Trommel aus der Mischlage 
in die (punktiert angedeutete) Entleerlage a' übergeführt werden, ohne daß 
deren Drehung unterbrochen wird. Hierdurch wird nicht nur dem Entmischen 
des Gemisches vorgebeugt, sondern auch das Entleeren gefördert. Damit 
die in den Trommelmund ragende Einlaufrinne i das Schwenken der Trommel 
nicht hindere, ist ihr Endstück um die Achse k drehbar und wird beim Über
führen der Trommel in die Entleerlage durch den aufsteigenden hinteren 
Trommelrand mit nach aufwärts genommen, beim Rückführen in die Misch
ilteIlung aber durch Vermittlung des Armes 1 von der Trommel wieder in 
die Füllage zurückgebracht. 

Abb. 207-209. MischtrommeI. 

In größeren Brauereien und Malzfabriken dienen mechanische Schütt
werke oder Malzwender zum Umschaufein des auf der Tenne oder Darre 
in etwa 250 mm dicker Schicht ausgebreiteten Malzes. Sie bestehen aus einem 
Schaufel- oder Schöpfrad, das von einem die Darre in der Breitenrichtung 
überspannenden und in der Längenrichtuug auf Schienen laufenden Rahm·en 
getragen wird. Bei der Drehung schöpft das Rad das lagernde Malz l' und 
wirft es beim Fortschreiten an benachbarter Stelle wieder ab, so daß die Schicht 
erhalten bleibt, die Körner aber gründlich durcheinandergemischt werden. 
Die Getriebe zum selbsttätigen Verschieben und Drehen der Mischer bilden 
neben der Bauart der Mischer selbst das wesentliche Merkmal der verschie
denen Arten der Malzwender 1. 

Flüssigkeiten, die infolge gleicher oder nur wenig verschiedener Dichte 
leicht mischbar sind, können durch wiederholtes Umgießen oder Umschütten 

1 Die älteste Bauart 'von Malzwendern ist von A. v. Sehlemmer angegeben worden. 
Siehe hierüber Kgl. Sächs. Patente Nr. 2844 vom 9. Juli 1870 und Nr. 3670 vom 4. Mai 1874. 
Neuere Bauarten enthalten u. a. die DRP. 238838, 267978 269739, 270614, 287563. 

14* 
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von Gefäß zu Gefäß gemischt werden. Ebenso fördert das Zerstäubcn der 
Flüssigkeit in einem zu lösenden Gase die Aufnahme oder Absorptio~ dieses 
in der Flüssigkeit, indem beide Teile infolge inniger Mischung vielseitig in 
Berührung treten. Ein gleiches Verfahren hat beim Anfeuchten des Getreide
mehles Anwendung gefunden. Nach ihm wird ein mittels ei~les Zerstäubers a, 
Abb. 210, erzeugter Flüssigkeitsnebel in eine Mischkammer beingeblasen, 
wo er das von dem Sieb ein Regenform herabfallende Mehl durchdringt. Eine 

;'fehl 

t t 

Förderschraube d führt das angefeuch
tete Mehl, ein Ventilator e den nicht 
verbrauchten Flüssigkeitsnebel ah. 

~ 

Abb. 211. MiHcher lür Gase und Fllls.igkelten. 

Ein zum Einmischen von Gasen in breiige Flüssigkeiten, im besondern 
zum "Mischen von Chlorgas mit Kalkmilch zum Zweck der Chlorkalk bereitung 

geeignetes Mischwerk 1 besteht nach Abb. 211 aus einem das Gas und dic 
Flüssigkeit enthaltenden geschlossen,en Gefäße a mit umlaufendem Schöpf
rad ·b. Dieses schöpft die Flüssigkeit, hebt sie in den Gasraum und läßt sie 
hier allmählich niederfallen. Durch taschenförmige Gestaltung der Schöpf
schaufeln kann die Mischwirkung gesteigert werden, sofern die in die Flüssig
keit eintretende Schaufel (c) einen Teil des Gases untertaucht und im Ver
laUf der Drehung in Form aufsteigender Gasblasen die Flüssigkeit durch
streichend wieder entweichen läßt (siehe die Schaufelstellung d). 

2. Die Schleuderwerke. 

Die zum Mischen feinkörniger Haufwerke, wie Sande und Mehlc, dicncn
den Schleuderwerke finden ihr Vorbild in den deI Zerkleinerung dienenden 
Schleudermühlen. Sowohl die Rittingersche Schleuderscheihe als auch der 
Schleuderkorb des Carrschen Desintegrators werden für Mischzwecke benutzt. 
Die Einfachheit dieser Einrichtungen läßt nur wenig Wechsel in der Form 
und Anordnung der Mischschleudern zu. 

I DRP. Nr. 78672 vom 5. April 1893. 
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In der einen Form wird nach Abb. 212 das zu mischende Gut, z. B. 
Mehl oder von der Zentrifuge kommender Rohzucker, vorgemengt einer mit 
20 bis 25 m Umfangsgeschwindigkeit in der Sekunde umlaufenden Schlender
scheibe a zugeführt, 
welche dasselbe in 
den Mischraum aus
streut und über eine 
kreisförmige Boden
fläche von 6 bis 12 m 
Durchmesserverteilt. 
Sind verschiedene 

.' 
\ 

Mehlsorten zu 
mischen, so werden 
diese nach dem be
absichtigten Mengen
verhältnis abgeteilt 
nacheinander der 
Mischscheibe zuge
führt und von dieser Abb. 212. Mischschleuder. 
in übereinander lie-
genden Schichten in die Mischkammer 
ausgestreut. Das hierbei entstandene Vor
gemisch wird zur Verbesserung der Mi
schung in senkrechten Abteilen ausge
stochen und nochmals der gleichen oder 
einer zweiten Mischscheibe übergeben 1. 

Auch sind zwei übereinander an der glei~ 
chen Welle befestigte Schleuderscheiben 
empfohlen worden 2, die von getrennten 
Fülltrichtern gleichzeitig mit verschie
denartigem Mischgut beschickt werden 
und dieses in sich .durchschneidenden 
Streukegeln in die Mischkammer werfen. 

Mit Stiftscheiben oder Schleuder
körben ausgerüstete Mischmaschinen 
werden vielfach zum Mischen von Ge
treidemehl, Formsand, Farben, Erden 
lI. dgl. benutzt. Meist liegt die Korb
scheibe nach Abb. 213 wagerecht und 
trägt in mehreren gleichachsig liegenden 
kreisförmigen Reihen eine Anzahl auf
wärts gerichteter Zapfen oder Stifte a. 
Das vorgemengte Mischgut wird der 

1 DRP. Nr. 10 502 vom 3. Februar 1880. 
2 DRP. Nr. IO 3.'12 vom 20 .• Januar 1880. 

I/iscngv! 

Abb. 218. Formsandmischer. 
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Scheibenmitte durch einen Fülltrichter b zugeführt und bei seinem Nachaußell
trieb von den rasch umlaufenden Stiften durcheinander geworfen. Das gemischte 
Gut wird in einem die Scheibe umgebenden Gehäuse c gesammelt, das bei 
Formsandmischmaschinen zweckmäßig eine schmiegsame, aus Leder oder 
Stoff bestehende Ummantelung besitzt!. In Getreidemühlen wird das mit 
Stiften besetzte Schleuderrad häufig unterhalb einer Durchbrechung der Decke 
der Mischkammer gelagert, so daß es unmittelbar von dem Mehlboden aus 
beschickt werden kann. 

Die mit Stiftscheiben erzielte gute Durchmischung des Mischgutes ist 
die Folge des wiederholten Anpralles der die Stiftreihen durcheilenden Teilchen 
an die nach dem Scheibenrand hin immer rascher umlaufenden Stifte. Hier-

Abb· 214. Schleuderpumpe für flüssige Gemische. 

beCwerden die Teilchen in unregelmäßiger :Folge unter wiederholter Richtuugs
änderung abwechselnd verzögert und beschleunigt durcheinander geworfell 
und schließlich in innigem Gemenge auf den Boden der Mischkammer aus
gestreut. 

Wie für das Mischen von Haufwerken, so hat sich das Schleuderrad 
auch für das Mischen von Flüssigkeiten mit Gasen bewährt. Hier führt SChOll 
die Benutzung der gewöhnlichen Zentrifugal- oder Schleuderpumpe zum Ziel, 
wenn das der Flüssigkeit beizumischende Gas in die Saugleitung der Pumpe 
eingeführt wird und gemeinsam mit der strömenden Flüssigkeit der Durch
wirbelung in der Pumpe unterliegt. Sicherer wird die Aufnahme des GaseH 
bewirkt, wenn es in das Schleuderrad selbst an einer Stelle eingeführt wird, 
wo der herrschende geringe Überdruck die Wiederausscheidung verhindert 2. 

Auch kann nach Abb. 214 das Pumpenrad zur Bildung einer unter Druck 
stehenden Flüssigkeitsscheibe benutzt werden, die das Gas vermöge der 
ihr eigenen Strömungsenergie durch ringförmige, sie eir.schließende DÜHen (L 

I DRP. Nr. 24 803 vom 17. Februar 1883. 
2 DRP. Nr. 263149 vom 5. Dezember 1911. 



Die Mischmaschinen. 215 

ansaygt, so daß das Gemisch von Flüssigkeit und Gas in das Druckrohr b 
der Pumpe übertritt!. 

Unter Druck stehende Flüssigkeiten lassen sich unter Benutzung ihrer 
inneren Spannung mischen, wenn man sie mittels Zerstäubern in Flüssigkeits
staub auflöst und die au~geschleu
derten Staubstrahlen kreuzt. Das
selbe gilt für Gase und Dämpfe. 
Beispielsweise finden in Schwefel
säurefabriken nach Abb. 215 einge
richtete Mischdüsen 2 Verwendung, 
bei denen ein aus der Mitteldüse a 
austretender Strahl von Wasser
dampf durch die Düsen bund c Sal
petersäuredampf bzw. schweflig
saures Gas ansaugt, SO daß die beim 
Vermischen eintretende chemische S~ 
Vereinigung der Stoffe zur Bildung 
von Schwefelsäure führt. Um die 
Mischung d'er Stoffe zu fördern, wer-
den die sauren Gase exzentrisch in 

IfzS°~ 
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die Düsengehäuse eingeleitet (Ab
bildung 215 B), so daß entstehende. 
Fliehkraftwirkungen das Zerstäuben 
unterstützen. Auf dem gleichen 
Grundsatz fußen die Bauarten von 
Heizgasbrennern, wie sie bei der 
Beheizung von Winderhitzern auf 
Hüttenwerken Anwendung gefunden 
haben, sowie die verschiedenen Ein-

Abb. 216. Strahlmiscber, 

richtungen der bei Ölfeuerungen benutzten Zerstäuber. 
In anderen Strahlmischern erfolgt das Vereinigen 

der zu mischenden Stoffe dadurch, daß die Strahlen 
nach Abb.216 kurz nach dem Verlassen der Düsen 
gegeneinander prallen und zerstäuben. Derartige 
Prallstrahlmischer finden bei dem Vergleichmäßigen 
(Homogenisieren) von Gemischen tropfbarer Flüssig
keiten 3, z. B. Fett- und Ölemulsionen, sowie bei dem 
Auflösen (Absorbieren) von Gasen in tropfbaren Flüssig
keiten 4, z. B. Kohlensäure in Wasser, Anwendung. 
Durch Einleiten des aus dem Zusammentreffen der zu 
mischenden Flüssigkeitsstrahlen hervorgehenden Prall-

1 DRP. Nr. 166309 vom 25. August 1904. 
2 DRP. Nr. 220888 vom 22. September 1908. 
3 DRP. Kr. 168714 vom 21. Oktober 1903. 
, DRP. Nr. 266785 vom 22. Dezember 1911. 
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Abb.216. Prallstrahlmischer. 
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strahles in eine Tasche des Düsengehäuses, die ihn zur Umkehr zwingt! .. 
kann die Güte der Mischung noch erhöht werden. 

b) Die Rühr- und Knetwerke. 
Wie die Schütt- und Schleuderwerke, so sind auch die Rühr- und Knet

werke technologisch einheitliche Arbeitsmittel. Das wesentliche Merkmal 
des durch sie zur Ausübung kom~enden Arbeitsverfahrens ist in dem Zer
teilen und Wiederzusammenfließen des fließfähigen, also pulverigen, gas
förmigen, tropfbarflüssigen oder bildsamen Mischgutes zu· finden, durch das 
bei vielfacher Wiederholung die erwünschte Umlagerung der Masseteilchen 
erzielt wird. Zu diesem wesentlichen Merkmale treten Nebenmerkmale hinzu .. 
die von der besonderen Beschaffenheit des Mischgutes abhängen und nament
lich in der Kraftäußerung zum Ausdruck kommen, die das Zerteilen des Gutes 
erfordert. Diese Nebenmerkinale· bedingen daher in erster Linie auch die 
Unterschiede in der baulichen Gestaltung der Rühr- und Knetwerke und 
treten in sonderheit im kräftigeren Bau der letzteren und ihrer auf das Misch
gut unmittelbar einwirk~nden Mischwerkzeuge hervor. 

Der für das Zerteilen des Mischgutes erforderliche Kraftaufwand wächst 
im allgemeinen mit der Zähigkeit der fließfähigen Masse, die bei den bild
~amen oder plastischen Stoffen am größten ist und um so mehr abnimmt. 
je mehr dem Mischgut die Eigenschaft der reinen Flüss~keit, d. i. die Leicht
beweglichkeit ihrer Massenteilchen, eignet. Der allmähliche Übergang von 
dieser zu den bildsamen Stoffen, der durch eine zähflüssige bzw. breiartige 
Beschaffenheit des Mischgutes gekennzeichnd wird, ist die Ursache, daß 
auch die Bauarten der betreffenden Mischmaschinen einander übergreüen 
derart, daß für die Benutzung auf dem Grenzgebiete gewisse Arten sowohl 
der Rühr- als der Knetwerke beim Mischen Anwendung finden können. 

1. Die Rührwerke. 
Das einfachste· Verfahren zum Mischen von tropfbaren Flüssigkeiten. 

das insbesondere in der chemischen Technik infolge seiner großen Sicherheit .. 
Leistungsfähigkeit und Billigkeit zu großer Bedeutung und weitgehender 
Anwendung gelangt ist, gründet sich auf das Einpressen von Luft oder Dampf
strömen in die zu mischenden Flüssigkeiten 2. Zuweilen wird hierbei mit 
dem Mischen noch der Nebenzweck verfolgt, durch die Luft eine chemische 
Einwirkung auf das Mischgut zu erzielen (Bleichen des Öles in Ölfabriken. 
geblasene Öle, Oxydation des Leinöles in Linoleumfabriken, Entkohlen des 
Eisens in der Bessemerbirne) oder bei dem Ersatz der Luft durch andere 
Gase die Auflösung dieser in der Flüssigkeit herbeizuführen (Absorption 
\"on schwefliger Säure in Goldscheideanstalten, Ultramarin- und anderen 
chemischen Fabriken). Andererseits dient in den Druckfässern (Autoklaven} 

1 DRP. Nr. 271 432 vom 26. Juli 1912. 
2 Nach Hefter sind Luftrührer in der Ölfabrikation bereits 1833 von Trillard vor

gt·schlagen und 1862 zuerst von Johnson angewendet worden. Eng!. Pat. Nr. 1440 yom 
] 3. Mai 1862. 
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der Stearin fabriken und Fettspaltungsanlagen der beim Zerlegen der Fette 
in Fettsäuren und Glycerin zur Anwendung kommende hochgespannte 
Wasserdampf zuweilen gleichzeitig zum Durchrühren des aus Fett, Wasser, 
Alkali usw. bestehenden Gemisches . 

. Das innige Durchmischen des von einem Gefäß umschlossenen flüssigen 
Mischgutes erfordert das Einführen der Luft in zahlreichen über den Gefäß
querschnitt verteilten dünnen Strömen. In der Regel wird die Luft mit Hilfe 
besonderer Gebläseeinrichtungen, der sog. Rührgebläse, durch siebartig 
gelochte Rohre oder entsprechend gestaltete Düsen nahe dem Boden des 
Mischgefäßes mit Pressung eingeführt. Unter dem Widerstand der Flüssig
keit löst sich der eintretende Luftstrom in Blasen auf, die bei dem Empor
steigen entsprechend der fortschreitenden Abnahme des Flüssigkeitsdruckes 
allmählich anschwellen, bis 

-

sie am Flüssigkeitsspiegel 
unter Seitlichschleudern der 
Flüssigkeit zerplatzen. Der 
stetige Aufstieg immer neuer 
Blasen, ihre zunehmende 
Schwellung und unregel
mäßige, stetig wechselnde Ll/I!..-: 
Verteilung in der Masse des 
Mischgutes, endlich die in
folge gegenseitiger Einwir
kung wiederholt eintretende 
Störung der Aufstieg
geschwindigkeit der Blasen 
haben das Verdrängen und 
ausgiebige Durcheinander
wirbeln der Flüssigkeitsteil
ehen und damit das innige 
Vermischen dieser zur Folge. 
Die Eintrittspressung der 

--_._---....---_._-
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Abb. 217. Druckluflrührer. 

Luft ist sowohl durch die Höhe der über den Eintrittsöffnungen stehenden 
Flüssigkeitssäule als auch durch die Dichte und den Flüssigkeitsgrad des 
Mischgutes bedingt. Ein entsprechender Pressungsüberschuß. fördert die 
Raschheit des Mischens, weil er die Geschwindigkeit der die Flüssigkeit 
durchströmenden Luft erhöht. Bei Flüssigkeiten mittlerer, etwa ölartiger 
Beschaffenheit schwankt der Luftdruck unter den üblichen Verhältnissen 
etwa zwischen 3 bis 4 m . Wassersäule. In besonderen Fällen, z. B. beim 
Bessemern, kann er auch I Atm übersteigen. 

In baulicher Beziehung sind zwei Arten von Luftrührern zu unterscheiden: 
Druckl uftrührer und Saugl uftrührer. Die ersteren arbeiten nach 
Anleitung der Abb. 217 mit offenem Mischgefäß. In der Nähe von dessen 
Boden liegt das mehrfach verzweigte oder als Rohrspirale gestaltete Blase
rohr a, dfs~en nach oben gerichteten siebartigen Durchbrechungen die Ll1;ft ent-
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strömt. Ein Dampfstrahlgebläse b liefert die Preßluft. Das Verstellen des 
Ventilkegels c regelt den Dampfzutritt und damit die Pressung der Luft. 
Obgleich der Strahlapparat durch jedes andere Gebläse ersetzbar ist, so findet 
er doch meist den Vorzug, nicht allein infolge der Einfachheit seiner Einrich
tung und Bedienung, sondern auch weil er bei den üblichen Pressungen 
die Lieferung großer Luftmengen gewährt. 

Dies gilt auch für die Saugluftrührer, die nach Abb. 218 ein allseitig 
geschlossenes Mischgefäß besitzen, aus dem der Strahlapparat a die Luft 
absaugt, so daß dem entstehenden Unterdruck entsprechend durch das 
Rohr b neue atmosphärische Luft oder ein anderes Gas der Gefäßfüllung 
zuströmt. Die begrenzte Höhe des erziel baren Unterdruckes läßt eine größere 

~ ----;----r ' ~-
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Abb. 218. Saugluftrllhrer. 

Strömungsgeschwin -
digkeit der Luft in
nerhalb des Misch
gutes nur bei mäßig 
großer Höhe der 
Flüssigkeitsschicht 

O~I erzielen. Anderer
seits ermöglicht die 
Verminderung der 
Strömungsgeschwin -
digkeit des Gases 
dessen la nge .Berüh
rung mit der Flüs
sigkeit und damit 
die Absorption. 

In den Druck
fässern (Autoklaven) 
der Fettindustrie, in 
denen der unter Pres
sungen VOl). 6 bis 

12 Atm eingeblasene Dampf neben der Zersetzung des Fettes auch das 
Durchrühren des Faßinhaltes zu bewirken hat, wird bei der durch die 
Abb. 219 veranschaulichten Einrichtung der für das Mischen erforderliche 
Umlauf des. Faßinhaltes ebenfalls durch eine Dampfstrahlpumpe a unter
halten. Dieselbe saugt die Flüssigkeit aus dem Druckfaß durch das Rohr b 
an und führt sie durch das Rohr c wieder in dasselbe zurück. Ein in das 
Rohr beingeschalteter Dreiweghahn d dient zum Einführen des Fettes und 
der gelösten chemischen Stoffe in den Druckbehälter. Beim Öffnen des 
Hahnes e wird der Faßinhalt durch das Rohr tabgeblasen. 

Sind zwei oder mehr Flüssigkeiten verschiedenen spezifischen Gewichtes 
zu mischen, so wird die Rührluft zweckmäßig durch die schwerere Flüssigkeit 
ersetzt. Die weniger dichte Flüssigkeit bildet dann die Füllung des Misch
gefäßes und wird von der ersteren im aufsteigenden Strom durchdrungen 1. 

1 Praktischer Maschinenkonstrukteur 1878, S. 212. 
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Auf der Benutzung der Rührscheibe (S. 205) beruhende mechanische 
Rührwerke haben vornehmlich in Ölfabriken zum Mischen dts Rohöles 
(Rüböl oder Mineralöl) mit Schwefelsäure und Au!,waschen mit Lauge und 
Wasser Anwendung gefunden. In kleinen Betrieben sind sie nach Abb. 220 
mit Handbetrieb eingerichtet und bestehen aus einem hölzernen Bottich a, 
durch dessen Deckel die Rührstange b tritt. Diese trägt am unteren Ende 
zwei hölzerne Siebscheiben c und wird mit einem mit Handgriff versehenen 

1 
c 

Fett 

Abb. 219. Umlaufmischer. 

Hebel d auf und ab bewegt. In Großbetrie
ben, wo eiserne, .von einem Dampfma'Utel 
umschlossene Mischgefäße von 1,75 m 
Durchmesser und 2 m Höhe mit 2500 bis 
4000 kg Ölinhalt Anwendung finden, wird 
die ebenfalls metallene Rührscheibe nach 

b 

Abb. 2"20. Rührwerk mit Mischscheiben. 

der älteren Einrichtung 1 unmittelbar durch einen Dampfkolben, nach 
einer neueren durch Vermittlung eines Kurbelgetriebes 2 bewegt. 

Die Grundlage der meisten mechanischen Rührwerke bildet der Quirl 
(S. 205). Die ihm eigene Drehbewegung, die seine allgemeine Verwendung 
als Handmischwerkzeug beschränkt, wird für ihn hier zum Vorteil, wo an die 
Stelle des Handbetriebes der mechanische Betrieb .tritt. . Nicht allein, daß 
dieser in leichtester und günstigster Weise die Einleitung. der Drehbewegung 
gestattet, er läßt diese auch bezüglich der Arbeitsgeschwindigkeit nach Be
darf regeln und gewährt durch Aufwand beliebig großer Betriebsarbeit das 

1 Dingt polyt. Journ. 1862, Bd. 166, S. 21. 
2 Perutz: Die Industrie der Mineralöle. Berlin 1870. 



220 Das Mischen im besonderen und die l\lisqhwerke. 

Mittel, den Gang des Rührwerkes der Beschaffenheit des Mischgutes und dem 
Verlauf der Mischarbeit anzupassen. Diesem entsprechend ist die gestalt
liche Ausbildung des Maschinenquirles eine sehr mannigfache und ·von be
stimmten, die besondere Aufgabe der Mischarbeit zweckdienlich erfassenden 
Konstruktionsgedanken geleitet. 

Der Maschinenquirl oder Rührer ist stets in Verbindung mit dem das 
Mischgut einschließenden Gefäß, dem Rührbottich oder Rührtrog, zu be
trachten, und seine Wirkung ist nur im Zusammenhang mit diesem zu be
urteilen. Ein gleichförmiges Erfassen und Durcheinanderarbeiten des Misch
gutes durch den Rührer ist nur zu erreichen, wenn sich die Mischwirkung 
gleichmäßig über die ganze Masse des Mischgutes verteilt. Nur hierdurch 
können die Stoff teilchen zu solchen Bewegungen gezwungen werden, daß 
ihre Umlagerung dem Zweck entspricht und tote, mit nicht genügend gemeng
tem Gut erfüllte Räume in der Gefäßfüllung vermieden werden. Dies be
dingt aber nicht allein das nahe Vorüberstreichen der Rührer an der Gefäß
wand und ein möglichst vielseitiges Zerteilen des Mischgutes im allgemeinen, 
sondern auch ein Teilen nach sich kreuzenden Richtungen und damit eine 
Steigerung der das Mischen fördernden Wirbelbildung. 

Die Grundgebilde der mechanischen Rührquirle sind entweder zylin
drische Stäbe oder platte Leisten, die reihenweise oder rahmenförmig an der 
meist senkrechten, zuweilen aber auch wagerecht in der Mitte des Rührgefäßes 
gelagerten -Drehachse angeordnet sind. Erhalten die Rührleisten die Form 
von Schraubenflügeln, so entstehen bei dem Umlauf in dem Mischgut mit 
der Drehachse gleichgerichtete Strömungen, die wesentlich zur Vergleich
mäßigung des Gemisches beitragen. Um den Mitlauf des Mischgutes bei 
der Drehung des Rührers zu verhindern, darf die Gesamtdruckfläche der 
Rührstäbe je nach der Zähigkeit der zu mischenden Masse nur etwa 1/5 bis 1/2 
der die Drehachse enthaltenden Schnittfläche des Drehkörpers betragen, 
den der Rührer beim Umlallf beschreibt. Wenn auch bei der Wahl der Form 
des Rührers vielfach mehr oder weniger Willkür zu herrschen scheint und die 
gleichen Formen mannigfache Verwendung finden, EO tritt doch beim Durch
mustern der verschiedenen Bauarten einfacher mechanischer Rührwerke im 
allgemeinen das Bestreben hervor, für den jeweiligen Verwendungszweck 
diejenige Form zu finden, die in technologischer und wirtschaftlicher Be
ziehung den größten Vorteil verspricht .. Es gehen aus diesem Streben ge
wisse typische Bauarten hervor, die sich streng an den Verwendungszweck 
anschließen und für welche die folgenden Darstellungen einige Beispiele 
liefern. 

1. Abb. 221: Schlämmwerk für Zementfabriken und Ziegeleien zum 
Aufschließen von Ton und Kalk. Eine aus Ziegeln in Zement wasserdicht 
gemauerte kreisförmige Grube a nimmt das aus dem Ton und reichlichem 
WaBserzusatz bestehende Mischgut auf. In ihrer Mitte steht die von dem 
Fußlager b und dem Halslager c in senkrechter Lage gehaltene Welle des 
Rührers. An ihr befestigte und durch die Hängestangen d versteifte Quer
arme tragen an Ketten Schlepprechen e, die bei dem Umlauf der Welle das 
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Mischgut durchstreichen und unter Zerteilung klumpiger Stücke allmählich 
in einen gleichförmigen dünnen Tonschlamm verwandeln, aus dem die un
löslichen, spezifisch schweren Fremdkörper (Steine u. dgl.) zu Boden sinken. 
Den Antrieb des Rührers vermitteln die Kegelräder t und g. Der gebildete 
Tonschlamm wird nach 
dem Öffnen eines Schie-
bers durch den Kanal h 
nach der Klärgrube ab
gelassen, wo sich der 
Ton absetzt und allmäh
lich zur nötigen Bild
samkeit eintrocknet. 

2. Abb.222: Misch
maschine für Preßkohle
fabriken l zum Mischen 
des Steinkohlengruses 
mit dem als Bindemittel 
dienenden Pech (Bauart 
Bietrix). Kohle und Teer 
werden durch die das 
Vormischen bewirkende 
Förderschraube adern 
Rumpf b und von diesem 
.einem kreisförmigen, um 
die Achse c drehbaren 
eisernen Mischteller d 
zugeführt. Dieser bildet 
den Herd eines Ofens, 
den die auf dem Rost e 
erzeugten heißen Ver
brennungsgase durch
streichen, wenn sie nach 
dem Fuchs f abziehen. 
Das durch die Wärme 
erweichte bzw. ge
schmolzene und da
durch mischfähig ge
machte Mischgut wird 

Abb. 2"21. TODschlämmwerk. 

Kohle + Teer 

von schräg zum Teller- Abb. 222. Mischer für PreAtohlenmasse. 

halbmesser eingestellten 
und am Speiserumpf b befestigten Streichplatten g allmählich unter wieder
holtem Wenden und Schieben dem Tellerrand zugeführt und hier nach 
vollzogener Mischung durch den Rumpf hausgetragen. 

1 Zeitschr. f. Berg., Hlitten- u. Salinenwesen 1880,Bd. 28, S. 15R. 
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Ahnliche ·Mischwerke sind von Jones& Walsh in Middlesborough als 
Zersetzpfanne für Natrium- und Kaliumsulfate angegeben worden 1. 

3. Abb. 223: Rührwerk zum Mischen pulverförmiger Stoffe mit Flüssig
keiten. Der mit einem Ablaß a versehen,e, aus .Eichenholz bestehende Misch

c 

a 

Abb. 223. Mechanischer RQhrquirl. 

Abb. 224. SnIruriermosehlne. 

bottich b ruht auf vorspringenden 
Nasen des rahmenartigen Gußeisen
gestelles c, das die Lager d für die 
in der Mitte des Bottichs stehende 
Rührwelle e enthält. An dieser sitzen 
drei sternförmig gestellte Rührstäbe t 
und ein Rahmen g, der bei dem Um
lauf der Welle nahe der Bottichwand 
entlang streicht und das Ansetzen 
von Mischgut verhindert. Die Kegel
räder h i vermitteln den Antrieb des 
Rührquirles. Der nutzbare Fassungs
raum des Bottichs beträgt etwa 150 
bis 200 1, die Umlaufzahl des Rüh
rers 25 bis 30 in der Minute. Um 
den Zugang zum Mischgut zu erleich
tern, wird der Bottich zuweilen mit 
Laufrädern versehen und senkbar 
angeordnet, so daß er nach dem Sen
ken seitlich ausgefahren werden kann, 
während der Rührer in seiner Lage 
verbleibt. 

4. Abb. 224: Sulfuriermaschine. 
Diese in Türkischrotfärbereien bei 
der Herstellung der Türkischrotöle 
zum Mischen des Öles mit anhydrit
haitiger Schwefelsäure dienende 

Mischmaschine besitzt einen mit 
vier kreuzförmig gestellten Ar
men a ausgerüsteten Rührer. Die 
Arme bilden Teile einer rechts
gängigen Schraube und rufen bei 
dem Umlauf im Mischgut neben 
der Kreiswirbelung eine aufwärts
gerichtete Strömung hervor, wel
che dem Niedersinken der spezi
fisch schweren Säure entgegen
wirkt. Am Fuß der ~ührerwelle 
sitzen durchlochte Rührplatten b, 

1 Dingi. polyt. Journ. 1879, Bd. 
231, S. 153. 
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deren Umriß sich der Bodenform des ~schkessels anschmiegt. Sie verhindern 
das Ansammeln von Säure im Kesseltiefsten und führen sie bestä~dig 

wieder den oberen Rührflügeln zu. Bei großen Sulfuriermaschinen besteht 
der Mischkessel aus zwei Teilen, dem gußeisernen Bodenstück c und dem 
gewöhnlich schmiedeeisernen Rumpf d. Das erstere ist zum Zweck der 
Heizung und Kühlung doppelwandig oder (nach Opi tz & Klos G. m. b. H., 
Leipzig) mit hintereinander geordneten eingegossenen Rohrschlangen ver
sehen, durch die das Heiz- oder Kühlmittel (Dampf bzw. Wasser) geleitet 
wird. Da Gußeisen und Schmiedeeisen bei der stundenlang auf 30 bis 35 ~ 
zu erhaltenden Reaktionstemperatur von der rauchenden Schwefelsäure an-
gegriffen werden, wird das Innere des Misch- I 
kessels und der Rührer durch einen überzug 
aus Blei, Nickel oder Emaille geschützt. Bei 
kleinen Sulfuriermaschinen bestehen (nach 
Erban) Rührer und Mischtopf zweckmäßig 
aus Steinzeug und wird der erstere aushebbar 
gemachtl. ~ 

5. Abb. 225: Stärkekocher (nach Hempel 
in Plauen). Die Welle des eigenartig aus zwei 
geschlitzten Platten a gebildeten Rührers ist 
im unteren Teil ausgebohrt und ruht drehbar 
in einer Öffnung des Kocherbodens, an die 
eine Dampfleitung b durch Vermittlung einer 
Stopfl:!üchse c angeschlossen ist. Der in die 
Rührwelle gelangende Heizdampf tritt durch 
Querbohrungen des hohlen Wellenteiles in die 
zu kochende Stärke masse ein, während sie von 
dem umlaufenden Rührer kräftig durch
einander gemischt wird. 

6. Abb. 226: Schaumschlagmaschine für 
Konditoreien, Zuckerwaren- und Schokolade
fabriken ; dient zum Einmischen von Luft in Abb: 226. Slllrkekocber. 

Eiweiß (Schnee schlagen ) und Rühren von Masse. Als Rührer dient ein dem Hand
schneebesen gleichendes birnen- oder kugelförmigesDrahtgeflecht a, dessen Stiel 
von dem Kugellager b leicll.tbeweglich gehalten wird. Ihn erlaßt die von 
dem Reibgetriebe cd angetriebene senkrechte Spindel e unter Vermittlung 
der Schlitzführung f. Die Drehzahl der Spindel ist durch Verstellen der kleinen 
Reibscheibe d zwischen 150 und 450 Umdrehungen in der Minute veränder
lich. Um die Mischwirkung der eintretenden- Veränderung des Mischgutes 
anzupassen, kann die Spindel unabhängig von der Lage der Reibscheibe cl 
auch während des Umlaufes in der Längenrichtung mitte1s des Handgrüfes (f 
verschoben werden. Hierbei gleitet der Zapfen h des unteren Spindelendes 
im Schlitz der Bogenführung /, was die Neigung und den seitlichen Ausschlag 

1 EThan: Garnfärberei mit Azoentwickler. Berlin 1900. Auch WichelhaU8: Sulfu
rieren UBW. Leipzig 1911. 
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des Schaumschlägers zwischen Null (senkrechte Stellung) und einem von 
der Länge der Bogenführung abhängigEm Größtwe~t regeln läßt. Der Misch
kessel·nimmt je nach der Größe der Maschine das Eiweiß von 4 bis 300 Stück 
Eiern auf; Arbeitsverbrauch etwa 0,3 bis 0,5 PS. 

7. Abb. 227: Schraubenrührwerk zum schnellen und durchgreifenden 
Lösen und Schlämmen sowie zum Auslaugen von Festkörpern. Diese von 
der Firma Werner & Pfleiderer in Cannstatt gebaute und ".Expreß-Auf
löser" benannte Mischmaschine besitzt einen aus Gußeisen, Kupfer- oder 

g 
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Abb. 226. Scbaumscblagmascbine. Abb. 2'27. Expl'cllauflöset·. 

Messingblech, in besonderen Fällen auch aus Zement hergestellten. KEssel a, 
dessen Form im Zusammenwirken mit der in Bodennähe liegenden Rühr
schraube b bedingt, daß die von der letzteren beim Umlauf tangential ab~ 
geschleuderte Flüssigkeit an der Kesselwand aufsteigt und in der Nähe der 
Rührerachse wieder herabsinkt, um erneut in den Wirkungsbereich der Schraube 
zu treten. Der Antrieb der Schraubenwelle erfolgt entweder wie dargestellt von 
oben, oder die Welle durchdringt den Kesselboden in einer Stopfbüchse und 
trägt unterhalb dieser das Antriebrad. In jedem Fall dient ein durch ein 
Ventil abschließbares Abflußrohr c der Entleerung des Kessels. Die Firma 
liefert den Mischer in acht Größen mit 10 bis 5000 I Inhalt des Mischkesselsi. 

1 Weitere Beispiele der Anwendung von Rührschrauben siehe Dingi. polyt. Journ. 
Bd. 162, S. 116, und DRP. Nr. 267939 vom 12. März 1912. 
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8. Abb. 228: Liegendes Mischwerk zum Mischen von Steinklarschlag 
und Teer für die Herstellung von Teermakadam. Der etwa 1500 mm lange, 
'900 mm, weite, halbzylindrische, gußeiserne Mischtrog besteht aus dem auf 
einem Balkengestell a ruhenden Rumpf b, der die Lager für die Rührerwelle c 
enthält, und dem an diesen bei d gelenkig angßschlossenen halbzylindrischen 
Boden e. Die vierkantige Rührerwelle trägt 13 Rührschaufeln aus Gußstahl 
mit auswechselbaren gehärteten Spitzen und macht etwa 25 Umdrehungen 
in der Minute. ~ie Schaufeln steh!:ln schräg zur Umdrehungsrichtung und sind 
abwechselnd nach rechts und links gewendet, so daß sie das im Trog befind
liche Mischgut durcheinander werfen, ohne es nach einer bestimmten Richtung 
zu fördern. Die Zuführung des gesiebten und gutgetrocknetenSteinschlages ,-er-
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Abb, 228. Mischer fIlr Teermakadam. 

mittelt die Rolle I; der heißflüssige Teer fließt aus dem Gefäß g dem Mischtrog 
zu. Die Entleerung des letzteren wird durch Abwärtsschwenken des Trogbodens 
mittels des Handhebels h bewirkt. Die Quelll(l gibt die Leistung der Maschine 
bei neunstündiger Arbeitszeit zu etwa 120 t verlegbaren Teerschotter an. 

Das Bestreben des flüssigen Mischgutes, in dem Mischwerk an der Um
laufbewegung des Rührers teilzup.ehmen, wächst mit der Zunahme der Dick
flüssigkeit des Gutes. Es erfordert besonders bei brei- oder teigartiger Be
schaffenheit desselben, wie sie z. B. der Zuckerfüllmasse, dem Kork-Linoxin
gemenge, dem Öl-Bleiweiß, dem Glaserkitt eigen ist, besondere Einrichtungen, 
die das Mitlaufen des Stoffes verhindern und dessen inniges Durchmengen 
sichern. Die Mischtechnik kennt zwei Mittel, dem Mitlaufen des Mischgutes 
mit Erfolg vorzubeugen: die Einschaltung von Stoßleisten in die Bahn des 
Rührers und die exzentrische Anordnung des letzteren im Mischgefäß. 

1 Zeitschr. f. Transportwesen u. Straßenbau 1908, S. 55. 

Fi s c her, Scheiden, Miechen, Zerkleinern. 15 
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Die Stoßleisten oder Stoßstäbe bilden in der Regel nach Abb. 229 im 
Mischgefäß rechenartig angeordnete, feststehende Stabreihen a, durch deren 
Lücken die Stäbe b des Rührers beim Umlauf hindurchstreichen. Sie halten 
nicht nur das Mischgut zurück, sondern fördern durch eine scherenartige 
Wirkung, die sich aus dem Zusammenarbeiten mit den Rührstäben ergibt, 
das Zerteilen und Durchmengen des Gutes. Werden die Stoßstäbe nicht fest, 
sondern gegenläufig zu den Rührstäben angeordnet, wie es Th. Garr! für 
Maschinen zum Aufschließen der Superphosphate und Knochen mit Schwefel
säure, das Amalgamieren der Gold- und Silbererze, das Waschen von Erzen 

a. CL a 1 
-~-

b b 
Abb. 229. Mischer mit StoIlIeisten. 

und ähnliche Zwecke empfohlen 
hat, so wird eine besonders kräf
tige Mischwirkung erreicht. 

Drehbare Mischpfannen mit 
exzentrisch stehendem Rührer 
finden zuweilen beim Mischen 
dünnflüssiger M€hlteige sowie in 
chemischen Fabriken, z. B. bei 
der Herstellung von Chlor aus 
konzentrierter Chlormagnesium
lösung und Magnesiumoxyd, An
wendung 2. Steht oos Mischgefäß 
fest, so erhält der exzentrisch 
gelagerte Rührer neben seiner 
Achsendrehung noch eine krei
sende Bewegung um die Mittel
achse des Gefäßes. In der Regel 
vermittelt hierbei ein Planeten
radgetriebe den Antrieb des Rühr
quirles in der Art, wie es z. B. 
die Abb. 230 an einer "Säulen
Mischmaschine". nach W erner 
& Pfleiderer ersehen läßt. Bei 

dieser besteht das Planetenradgetriebe aus dem Stirnradpaar ab, dessen 
innen verzahntes Rad a starr mit dem Gestellarm c der Maschine verbunden 
ist, während das Getriebe b auf der Welle d des Rührers sitzt, die in dem 
Kegelrad e und dem mit der Achse t drehbaren Arme (J gelagert ist. Den 
Umtrieb des Kegelrades e vermitteln die Riemenscheibe h, die Stirnräder i k 
und das mit e in Eingriff stehende Kegelrad l. Bei der Drehung des letz
teren wälzt sich das Triebrad b auf dem Rad a ab, so daß der Rührquirl, 
während er die Achse t umkreist, in Drehung versetzt wird. Der Rührer 
kann mittels· der Schraubenspindel m aus dem Mischgefäß n in die punk
tiert angedeutete Stellung gehoben und dieses sodann zur Seite gefahren 

1 Engl. Pat. Nr. 2947 vom 23. November 1863. 
2 Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng. 1889, S. 29. 
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werden. Ein in der hohlen 
Säule des Gestelles laufendes 
Gegengewicht, das durch das 
Seil 0 mit dem Gestellarm 
c verbunden ist, erleichtert 
das Heben. Die Maschine 
wird von der Firma in sieben 
Größen mit ;'} bis 800 1 Ge
samtinhaIt des Mischkessels 
gebaut. 

Besonders große Misch
werke mit Mischbottichen von 
2 bis 2,3 m Durchmesser und 
f>OOO bis 7000 1 Fassungs
raum, wie sie beispielsweise 
durch die Maischmaschinen 
der Bierbrauereien vertreten 
werden, erhalten meist zwei 
Planetenrührwerke, von denen 
nach Abb. 231 das eine stehend 
(a), das andere liegend (b) an
geordnet ist. 

Mit zunehmender Zähig
keit des Mischgutes steigt 
auch der Arbeitsverbrauch 
der Mischmaschine. Die 
Mischwerkzeuge erhalten ge
drungene Form; so daß sie 
größeren Kraftleistungen ge
wachsen sind, bis sie in 
den Knetmaschinen für 
besonders zähe Stoffe, 
wie feste Brotteige, 
Kautschuk, Gutta~ 

percha, Linkrusta, Men
nigekitt u. dgl., ihre 
kräftigste Ausbildung 
erfahren. übergangsfor-
men, die den in der 
Fördertechnik bekann-
ten Förderschrauben 
verwandt sind und als 

Mischschrauben 
oder Mischschnek
ken bezeichnet werden, 

;".-1, 
-~ ---- --r-- ; 

! i :: 
I • I t 
, 1 ~ ~..:.-_-= 7. - _.L - --. 
'- . ( I 

.\bh. 2;10. )Ii~ch"r 

mit Quirlurnlnllf. 

I : I O · • , 1.·------------·. · c. ______ .,. I __ • ., ___ ~ 

I I. I' 
. I ' I' 

A bb. 231. )l aisl'11elllischer. 
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dienen dem Mischen breiiger und minder zäher Stoffe von größerer oder ge
ringerer Bindung, wie Brotteige, Ton, Lehm, Betonmasse usw. 

In der Regel bestehen diese Mischschrauben aus einem feststehenden 
rinnenförmigen, zuweilen auch rohrförmigen Mischtrog und einer in diesem 
gelagerten Schraubenspindel, deren Gänge die Trogwand fast berühren. 
Die Schraubengänge werden entweder nach Abb. 232 von einzelnen Flügeln a 
gebildet, die der Steigung der Schraube entsprechend windschief gestaltet 
und auf einer eisernen Welle b aufgereiht sind: Flügelschraube, oder es 
besteht der Schraubengang nach Abb.233 aus einem schmalen, schraubig 
gebogene(Eisenband a, das durch radial gestellte Stützen b mit der Welle c 
yerbunden ist: Ba nd schra u be. 

Abb. 23"2. Rllhrsehraube. 

Abb. 288. Bandschrauhe. 

Die Mischschrauben werden hauptsächlich dann benutzt, wenn die 
Stoffaufgabe ohne Unterbrechung erfolgt. Ihre Mischfähigkeit ist gering. 
Das Mischen g~schieht nur allmählich und erfordert einen langen Weg des 
Mischgutes, der zuweilen durch Hintereinanderschalten mehrerer gleichartiger 
Schrauben gewonnen wird, wie dies die Abb. 234 veranschaulicht, die eine 
von Hasenclever zur Herstellung von Chlorkalk angegebene Mischmaschine 
darstellt. Der gelöschte Kalk wird bei a, das Chlorgas bei b zugeführt. Die 
Mischschrauben c schieben den Kalk unter steter Lagenänderung der Teil
chen dem Gasstrom langsam entgegen, wobei die Umsetzung erfolgt: Das 
Mischergebnis (Chlorkalk) verläßt die Maschine bei d in der Nähe des Gas
eintrittes. 
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Bei dem seiner Be- j(olk 

nutzung entsprechend 
häufig ais Tonschneider 
bezeichneten Mischwerk, 
das aber in wenig abgeän
derter Bauart auch als 
Knetmaschine in Brot
fabriken 1 sowie bei der 
Mörtelbereitung Anwen-

-dung' findet, besteht das 
Knetwerkzeug aus einer 
mit schraubenförmig ge
stalteten Knetmessern 
oder Knetschaufeln be
setzten Welle, die in einem 
kreiszylindrischen auf
rechtstehenden (zuweilen 
auch liegenden) Knettrog 
drehbar gelagert ist. Der 

Abb.284. 

stehende Trog a, Abb. 235, ist für das Ein
tragen des Knetgutes oben offen und zweck
mäßig trichterförmig erweitert. Unten ist an 
ihn ein Mundstück b angeschlossen, durch das 
die im Trog-gemengte Tonmasse zu Ziegeln ge
formt austritt und von .einem vorgelagerten 
Rollentisch aufgenommen wird. 

Die als Mischwerkzeug bereits von Las- Ton 
gorseix2 vorgeschlagene Bandschnecke liefert 
bei trockenem -körnigen Mischgut befriedigende 
Mischergebnisse, versagt aber leicht bei feuchter 
und klebriger Beschaffenheit des Gutes. Nach 
Gaspary3 in Leipzig wird die Mischwirkung ge
steigert, wenn der zur geschlossenen Trommel 
ausgebildete Schneckentrog gleichzeitig und 
gleichsinnig mit der Schnecke, aber mit größerer 
Geschwindigkeit als diese, gedreht wird. Hierbei 
wird das von der Schnecke fortgeschobene, an 
die Trogwand gedrängte Mischgut von dieser 
hochgehoben, über die Welle abgeworfen und 
von neuem der mischenden Wirkung der 
Schnecke ausgesetzt. 

1 Siehe Birnbaum: Brotfabrikation. Braunschweig 
1878, S. 171 ff. 

2 Französ. Pat. Nr. 3896 vom 30. September 1829. 
3 DRP. Nr. 203409 vom 3. Oktober 1907. 
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Abb. 285. Tonmischer. 
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Außer für die genannten Mischarbeiten finden Schraubenmischu auch 
beim Mischen ein geschlämmten Tones mit trockenem feingepulvertell Kalk
stein 1, beim Denaturieren von Gewerbesalz mit Mennige, ParaffinÖl, Petro
leum2, Seifenabfällen u. dgl., beim Mischeri des Betons und ähnlichen Misch
arbeiten Verwendung. 

2. Die Knetwerke. 
Das auf Knetwerken zur Bearbeitung kommende Mischgut ist durch 

eine mehr oder weniger große Bildsamkeit (Plastizität) gekennzeichnet. 
Diese Eigenschaft ist ihm entweder von Anfang an eigen, und es ist die' Auf
gabe der Mischarbeit, sie durch Vergleichmäßigung des Gefüges zu steigern 
(Ton, Kautschuk u. dgl.), oder sie wird aus nicht bildsamen Stoffen zusammen
gesetzter Masse erst durch die Mischarbeit erteilt (Mehlteig = Gemischen 
von Mehl mit Wasser oder Milch, denen zur Erhöhung der Schmackhaftigkeit 
des daraus herzustellenden Gebäckes noch verschiedene andere für die Teig
bildung untergeordnete Stoffe, wie Salz, Zucker usw., zugesetzt werden). 
Mit der Steigerung des inneren Zusammenhanges des bildsamen Stoffes 
erhöht sich die Schwierigkeit der Mischarbeit. Genügt anfangs das einfache 
Teilen des Knetgutes durch stumpfe Rührwerkzeuge, wobei die Masse nach 
der Trennung infolge innerer Beweglichkeit selbsttätig wieder zusammen
fließt und sich mischt, so muß die Mischarbeit mit wachsender Zähigkeit 
und Schwerbeweglichkeit der Masse unmittelbar von den Mischwerkzeugen 
übernommen werden. Diesen fällt dann die Aufgabe zu, die notwendige 
gegensätzliche Bewegung der Mischgutteilchen untereinander einzuleiten 
und auf größeren Wegstrecken zu unterhalten. ;Hierbei muß das Mischen 
in der Art erfolgen, daß sich die Wege der Teilchen vielfach kreuzen und 
ein steter Wechsel in der Lagerung der Teilchen herbeigeführt wird. "Mit der 
Festigkeit und Steifheit des bildsamen Mischgutes wächst die Beanspruchung 
der Knetwerkzeuge. Um diesen daher eine größtmögliche Widerstandsfähig
keit zu sichern, gibt man ihnen, allerdings zuweilen auf Kosten der quanti
tativen Leistungsfähigkeit, für die Bearbeitung sehr fester, steifer und zäher 
Teige eine tun liehst einfache Gestalt. 

Die Schwierigkeit, welche sich bei dem'Kneten von Teigen, die zur Her
stellung von Backwaren bestimmt sind, dem Ersatz der Handarbeit durch 
die Maschine entgegenstellt, läßt die Erfindungsgeschichte der Teigknet
maschine erkennen. Diese beginnt bereits im Jahre 1760, wo Salignac3 einen 
Knettrog konstruierte, der mit einer im Kreise laufenden Egge ausgerüstet 
war und vor einer Kommission der Pariser Akademie in 14 bis 15 Minuten 
einen brauchbaren Teig ergeben haben soll, und hat in der neuesten Zeit 
noch nicht ihr Ende erreicht, obgleich seit den 1870er Jahren bereits Bauarten 
bekannt geworden sind, die bei richtiger Wahl des Arbeitszweckes in bezug 
auf Knetleistung wohl zu befriedigen vermögen. Verfolgt man die Erfindungs-

1 Na8ke: PortIandzementfabrikation. Leipzig 1909. 
2 Z. B. 1 Salz auf 400 Petroleum. 
3 Birnbaum: Brotfabrikation. Braunschweig 1878. 
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geschichte der Teigknetmaschine an der Hand der deutschen Patentl'chriften, 
m zeigt die durch Abb. 236 vorgeführte Kurve, welcher die Zahl der jährlich 
auf Teigknetmaschinen erteilten Patente zugrunde liegt, daß die Erfinder
tätigkeit am Beginn des neuen Jahrhunderts besonders zugenommen hat, 
bis sie um das Jahr 1905 den Höhepunkt erreichte. Es ist dies die Zeit, wo 
durch Aufnahme neuer Formen und Be'wegungsarten der Knetwerkzeuge, 
insbemndere durch Einführung der Armkneter, die Knetmaschine für die 
Herstellung der verschiedensten, in ihrem Flüssigkeitsgehalt so stark schwan
kenden Teigarten 1 brauchbar wurde. 

Die Beurteilung einer Knetmaschine hat aber nicht allein auf der Be
wertung der Knetleistung und pes Arbeitsverbrauches zu fußen, sie hat auch 
die Möglichkeit leichten Bedienens und Sauberhaltens der mit dem Teig 
in Berührung kommenden Teile der Maschine, insbesondere des Knettroges 
und des Kneters, zu beachten. In der Unzulänglichkeit, die älteren Maschinen
bauarten in dieser Beziehung eig
net, ist häufig deren Mißerfolg 
zu suchen. Bei den neueren Bau
arten sind Mängel dieser Art durch 
die Wahl kugliger Gestaltung des 
Knettroges und durch einfachste 
Form des Kneters, die d'as Zu
rückhalten kleiner Teigreste am 
Schluß der Knetarbeit er- 1880 188" 1(91) 1!r.1S 1900 1905 7910 191'1 

schweren, vermieden worden. 
Auu, 236. Anzahl der auf Teigkneter 

erteilten D. R. P. 

x) Knetmaschinen tür wenig feste Teige. 

Um die erheblichen Unterschiede zu veranschaulichen, die in qer Ge
staltung älterer und .neuerer Knetmaschinen für die Bearbeitung wenig fester 
Teige bestehen, sind in den Abb. 237 und 238 zwei Knetmaschinen für die 
Herstellung von Genußteigen dargestellt. Die ältere derselben, Abb. 237, 
ist die aus dem Jahre 1853 stammende und früher oft benutzte Maschine des 
Fran zosen Boland. Sie fällt durch die eigentümliche Form des aus zwei schrauben
förmig gewundenen Eisenschienen a und b bestehenden Kneters auf, welche 
das Reinigen sehr erschwert. Die Schienen sind durch versteifende Querstege 
mit der in dem halbzylindrischen Troge c gelagerten Welle d verbunden. 
Der Kneter erhält doppelseitigen Antrieb durch die Radvorgelege e und t, 
deren Getriebe auf der Antriebwelle g stecken. Die dem Kneter erteilte 
Winkelgeschwindigkeit schwankt zwischen 1 bis 1,6 m i. d. Sek. Um den 

1 Bereits früher veröffentlichten Untersuch1lllgen des Verfassers zufolge beträgt 
der Fllissigkeitsgehalt von 

Sirupteig . .... 13,9 v. H. 
Honigteig , . . . 16,1 
Zuckerteig lQ,9 bis 18,1 
Zwiebackteig 39,5 
llrezelteig, gebrochen . 41,5 

Brezelteig, ungebrochen 
Roggenbrotteig 
Kaiserbrotteig . . 
Dreierbrotteig . . 
Franzsemmelteig 

42,8 v. H. 
43,2 
43,9 
44,9 ,. 
46,2 
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Trog leicht entleeren zu können, ist er um die Kneterachse kippbar und kann 
in der neuen Stellung mittels eines Stellriegels festgestellt werden. Nach 
Birnbaum! vermag eine derartige Maschine von 1300 mm Troglänge und 
900 mm Trogdurchmesser in 15 Minuten eine einmalige Füllung von 300 kg 
Brotteig fertig zu kneten. 

Demgegenüber zeigt die Abb.238, welche die "Viennara"-Knet- und 
Mischmaschine der Cannstatter Misch- und Knetmaschinenfabrik Werner & 
Pfleiderer zu Cannstatt-Stuttgart im Aufriß und Grundriß darstellt, wie 
bei neuzeitlichen Maschinen durch Verlegen sämtlicher Getriebeteile hinter 
den Knettrog dieser dem Arbeiter leichten Zugang gewährt und infolge seiner 
kesselförmigen Gestalt von allen Teigresten . leicht gereinigt werden kann. 
Der Trog a ruht auf einem dreirädrigen Wagen b und wird mittels des Schrau
benradgetriebes cd um die senkrechte Achse e in langsame Drehung versetzt. 

Hierbei ist der Wagen durch 
einen Riegel gegen Verschieben 
gesichert. Meist werden einer 
Maschine mehrere Teigschalen 
beigegeben, um bei der abteil
weisen Aufarbeitung größerer 

/' Teigrnassen nach dem Fertig-

g 

stellen eines Teiges die ihn ent
haltende Schale mit einer an
deren, die neues Mischgut ent
hält, ohne größeren Zeitverlust 
vertauschen zu können. Bei 
dem für den Wechsel der Scha

W~~~~~~~~~?0~~~~~~~~. len erforderlichen Ausfahren des 

Abb. 237. Teigknetmaschine. Wagens löst sich das Schrauben
rad d von der am Maschinen-

gestell gelagerten Triebschraube c, so daß diese in Verbindung lllit dem sie 
treibenden Kettengetriebe I bleibt. Das Ende des in den Knettrog ein
greifenden Knetarmes g ist zu der hakenförmigen Knethand hausgestaltet. 
Diese durchläuft bei der Bewegung des Armes eine Schleifenbahn <X ß r 
derart, daß sie in der Nähe der Trogmitte langsam niedersinkt, dann am 
Trogboden entlangstreicht und endlich in der Nähe der vorderen Trogwand 
rasch wieder aufwärtssteigt. Hierbei verhindert der von der Stange i ge
tragene Schirm k das Auswerfen von Teig aus dem Trog. Bei der beschrie
benen Bewegung de~ Kneters wechselt Zusammenstauchen und Ausziehen 
des Teiges in ähnlicher Weise, wie wenn der Handkneter den Teig nicht nur 
rührt, sondern durch Stoßen, Drücken und Ziehen sein möglichst vollkom
menes Durcharbeiten. zu erzielen sucht. Zugleich erleichtert di~se Be
wegungsfolge die Bedienung der Maschine und gewährt dem Arbeiter die 
größtmögliche Sicherheit gegen Verletzung. 

Die Bewegung des Knetarmes entspringt dem Zusammenwirkender 

1 Birnbaum: Brotfabrikation. Braunschweig 1878. 
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Schwinge l und der Kurbel m, die nebst den übrigen Getriebeteilen in einem 
allseitig geschlossenen Gehij,use n eingekapselt.sind, aus dem allein der Knet
arm g und die Antriebwelle 0 hervorragen. Die letztere trägt außerhalb des 
Gehäus€s eine Los- und eine Festscheibe p q, im Innern aber zwei Getriebe r, 

a. , 
l 

i J' i/i i \ (J . 
..... . -._._.- . / 

s 
Abb. 238. Teigknetmaschine "Viennarn" von Werner &; Ptleiduer. 
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die mit den auf kurzen Achsen 8 sitzenden Zahnrädern t in Eingriff stehen. 
Diese werden somit mit gleicher Winkelgeschwindigkeit gedreht und erteilen 
der kurbelartig mit ihnen verbundenen Zwischenwelle m, welche den Kneter g 
und einen die Schwinge 1 erfassenden Arm u trägt, die für die Kneterbewegung 
erforderliche Kreisbewegung. 

Die "Viennara"-Knetmaschine wird von der Firma in zehn Größen, mit 
Riemen- oder elektrischem Antrieb, mit oder ohne Schalendeckel gebaut. 
Der Innendurchmesser der Knetschale schwankt bei den verschiedenen 
Größen zwischen 380 und 1570 mm, ihre Höhe bis zur Oberkante zwischen 
800 und 1050 mm. Diese Abmessungen entsprechen einem kleinsten bzw. 
größten Fassungsvermögen der Knetschale von 1,5 bis 10 kg Mehl, ent
sprechend 2 bis 16 kg Teig, bis 60 bis 635 kg Mehl, entsprechend 100 bis 1000 kg 
Teig. Der Knetarm macht in der Minute 25 bis 27 Hübe, die Knetschale 
4 Umdrehungen. Der Arbeitsverbrauch schwankt zwischen 1/4 und 8 PS. 
Die Leistung der Maschine gleicht bei kleiner Trogfüllung ungefähr der eines 
Handkneters, so daß der wirtschaftliche Vorteil, den die Maschine bietet, 
vornehmlich in der Ersparnis von Arbeitskräften, der Aufarbeitung großer 
Teigmengen, der Unabhängigkeit von der Geschicklichkeit des Arbeiters 
und einer gleichmäßigen und sachgemäßen Durcharbeitung des Teiges zu 
suchen ist. 

Für die verschiedenen Bauarten der Armknetmaschinen gleicher Qattung 1 

bilden die Gestalt des Knetwerkzeuges sowie die Bauart des den Knetarm 
bewegenden Getriebes die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale. 

ß) Knetmaschinen für feste Teigrnassen. 

Die Teigbreehen und Walzenkneter. 

Die Abnahme der Fließfähigkeit des Mischgutes, die mit dem Anwachsen 
des KIletwiderstandes und vielfach auch mit einer Steigerung des elastischen 
Verhaltens des Gutes verbunden ist, führt zur Anwendung besonders ge
drungener, massiger Formen der Knetwerkzeuge. Hierfür liefern die sog. 
Teigbrechen und Walze~kneter besonders geeignete Beispiele. 

Die älteste und einfachste Bauart der Teigbrechen, die der Bearbeitung 
von zu Genußzwecken bestimmten festen Wasser- (Brezelteig), Honig-, Sirup
und Zuckerteigen dient, ist die durch große Kraftleistung ausgezeichnete 
Hebelbreche, Abb. 239. Den Teig stützt ein starker Holztisch a, oberhalb 
dessen der mehrere Meter lange, hölzerne und um b drehbare Brechhebel c 
gelagert ist. Seine Druckfläche trägt eine Reihe scharfkantiger Dreieck
zähne von etwa 50 mm Tiefe und Breite. Mehrere Arbeiter drücken den Hebel 
abwärts gegen den Teig, den ein anderer Arbeiter bei jedem Hebelanhub 
um ein Stück seitlich verschiebt. Das hierbei zu einer wellenförmig gebogenen 
Platte umgeformte Teigstück wird zusammengefaltet und wiederholt dem 
"Brechen" unterworfen. Neuere Hebelbrechen sind mit mechanischem 

1 Vgl. z. B. die DRP. NT. 208482 vom 3. Januar 1908; Kr. 282216 vom 1. Sep
h,onber 1912; Nr. 285576 vom 17. Juli 1913. 
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Antrieb des Hebels versehen (Brüning, Halle a. d. S.), wobei der etwa 50ümm 
lange Brechhebel unter Vermittlung eines Kurbelgetriebes etwa 22 Spiele in 
der Minute vollführt. 

Neben den Hebelbrechen haben beim Kneten fester Teige auch Walzen
brechen Anwendung gefunden. Bei ihnen wird der Teig entweder zwischen 

I . . ) 
\ I .'. / ...... _ . / . 

einer sich drehenden vier
kantigen Knetwalze und 
einem unter ihr liegenden 
Knettische (Ziborghi 1789) 
oder zwischen zwei ver
zahnten Knetwalzen, 
Abb. 240 und 241 (Over
ton!, Zienert2), durch
geführt, die in einem Ge
stell neben- oder über
einander liegend vereinigt 
sind und mittels einer 
Handkurbel in wechseln
der Richtung gedreht 
werden. Die Walzen sind 
verstellbar, so daß das 
Durcharbeiten des Teiges 
durch die Tiefe des 
gegenseitigen Eingriffes 

AbI>. 239-241. Teigbrechen. 

der Walzlmzähnc geregelt werden kann. 
Ähnliche Formen von Walzenknetern 

dienen dem Mischen des Kautschuks, der 
Guttapercha, der mannigfach zusammen
gesetzten Kamptulikon - und Linoleummassen 
und ähnlicher Stoffe. In den Kautschuk ver-· 
arbeitenden Industrien haben die bereits im 
Jahre 1836 von dem englischen Kautschuk
warenfabrikanten Ohr. Nickels3 angegebe

--- ..... 

nen Walzenknetmaschinen oder Gummiwölfe ~~~~~%~~~%~~~ 
(Mastikatoren) zum Mischen und Zusammen
kneten von Kautschukstücken bis heute ihre 

Abb.242. Gummh\Ulf. 

Bedeutung behalten. Bei ihnen ist nach Abb. 242 eine gezahnte Walze a 
inmitten eines zylindrischen Mischtroges b gelagert, dessen Unterteil mit 
Dampf beheizt werden kann. Der Oberteil des Troges ist aufklappbar und 
wird häufig durch ein aus halbkreisförmig gebogenen Eisenstäben zusammen
gesetztes Gitter gebildet. Der Trog wird zu 1/4 bis 1/3 seines Hohlraumes mit 

1 Eng!. Pat. Nr. S018 vom 3. April 1839. 
2 DRP. Nr. 42650 vom 7. Juli 1887. 
3 Eng!. Pat. Nr. 7213 vom 11. Mai 1836; Nr. 12407 vom 11. Jstnuar 1849; 

Gottlob : Technologie der Kautschukwaren. 
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dem zu verarbeitenden Kautschuk gefüllt und nach Schluß des Deckels die 
Walze in langsame Drehung versetzt .. Während der Rollbewegung des sich 
unter der Pressung der umlaufenden Walze zusammenballenden Kautschuks 
findet dessen kräftiges Durcheinandermischen statt: 

Aubert und Girard in Paris l suchten die Knetwirkung durch innere Ver
zahnung der Trogwand zu erhöhen, und Th. Forster zu Streatham2 sowie 
nach ihm der schon genannte Fabrikant Nickels3 lagerten in der gleichen Ab
sicht zwei auf der Umflächemit steilen, durch Quernuten unterbrochenen 
Schraubengängen versehene gegenläufige Walzen in einen Trog, dessen ge
krümmte Bodenteile sich den Walzen anschmiegen, ohne sie zu berühren. 
Durch ungleiche Umfangsgeschwindigkeit der Walzen wird die Masse ver
zogen und innig durcheinander gemischt.' 

In neuerer Zeit sind ähnlich eingerichte1le Walzenkneter auch oei der 
Bearbeitung leicht knetbarer Stoffe mit Vorteil zur Anwendung gekommen, 

Abb. 248. Butterknetmaschine. 

wofür die in Abb. 243 dargestellte Butterknetmaschine der Molkereien und 
Ku~stbutterfabriken ein Beispiel ist. Bei ihr wird die von dem langsam 
umlaufenden kreisförmigen Knettisch a getragene Butter mittels der ver
zahnten Knetwalze b bearbeitet. Beide Teile, Tisch und Walze, sind kegel
förmig gestaltet und so zusammengestellt, daß die Spitzen der Kegel zusam
menfallen. Hierdurch wird die Knetwirku'ng nach dem Tischrand zu infolge 
des mit der Vergrößerung des Walzendurchmessers zunehmenden Umfangs
weges der Walze gesteigert, und es fließt 'die aus der Butter gepreßte Flüssig
keit am Rand des Tisches ab. Die Maschinen werden sowohl für Hand- als 
für Kraftbetrieb eingerichtet, worüber die untenstehende QuelIe4 Aufschluß 
gibt. 

Die Sehraubeukneter. 
Eine mit schraubenartig wirkenden Knetwerkzeugen ausgestattete 

Knetmaschine, die auch für das Bearbeiten von Stoffen geeignet ist, die 

1 DingI. polyt. Journ. 1853, Bd. 130, S. 181;, Hütte 1874, Tafel 12. 
• Engl. Pat. Nr. 10 092 vom 5. September 1844; DingI. polyt. Journ. 1845, Bd. 97, 

S. 387, sowie 1848, Bd. 109, S. 118. 
a Engl. Pat. Nr. 842 vom 7. April 1853; DingI. polyt. Journ. 1854, Bd. 131, S. 436. 
4 Hetter: Technologie der Fette und Öle. Bd. In, S. 135 ff. 
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infolge ihres inneren Zusammenhanges nur schwer mischbar sind, ist zuerst 
von Paul Freyburger1 angegeben worden. Sie bildet die Grundlage jener 
verbreiteten und bezüglich ihrer Knetleistung hervorragenden Bauarten 
von Schraubenknetern, die durch die Firma Werner & Pileiderer in Cann
statt-Stuttgart2 seit den 1870er Jahren den verschiedensten Zwecken erfolg
reich dienstbar gemacht worden sind. 

a, 
Abb. 244. Knet.~cbeiben von Frellburoer. 

Das Hauptmerkmal der Freyburgerschen Knetmaschine bilden zwei 
Kneter, die in einem aus zwei nebeneinander liegenden Halbzylindern at a2, 

Abb. 244, zusammengesetzten Troge3 eingelagert sind. Jeder der Kneter 
besteht aus einer elliptisch gestalteten Scheibe b, die gegen die geometrische 
Achse der Mischerwelle c unter einem spitzen Winkel q; geneigt ist und deren 
Fläche einen .unter dem gleichen Winkel durch die Höhlung des zylindrischen 

Mischtroges geführten Schnitt verkörpert. ~ ~ 
Während der Drehung streifen die beiden ~. '1"1-\ 
Scheiben dicht an den Trogwänden und :-w: :w 
schieben das Mischgut an diesen entlang. 
Hierbei wird es gegen die Trogböden gepreßt, 
steigt an denselben empor und fällt, sich 
überstürzend, in den Trog zurück. Dadurch, 
daß die Scheiben durch ungleichgroße Zahn
räder mit verschiedener Geschwindigkeit 
umgetrieben werden (auf 1 Umdrehung der 
einen Scheibe entfallen 11/4 Umdrehungen 
der Nachbarscheibe), findet eine stete gegen
seitige Lagenänderung der ·beiden Knet
scheiben statt, welche das' Durcharbeiten 
des Knetgutes erheblich fördert. 

Die Werner & 'Pfleidererschen Kne
ter, von denen die Abb. 245 bis 248 einige 
Formen veranschaulichen, sind aus den Frey
burgerschen Knetern durch allmählichen An-

" 

Abb. 2tö-248. Knetsehrauben. 

1 Eng!. Pat. Nr. 4116 vom 26. November 1875; DRP. Nr. 1454 vom 29. Juli 1877. 
2 Eng!. Pat. Nr. 2953 vom 20. Juli 1876; Nr. 3623 vom 27. September 1877; Nr. 5330 

vom 31. Dezember 1878; Nr. 5003 vom 1. Dezember 1880; Nr. 14713 vom 7. November 
1884; DRP . .Nr. 10164, 18797, 29674, 86239. 

3 Die gleiche Form des Knettroges findet sieh bereits in dem franz. Pat. Nr. 3896 
vom 9. Juli 1829 von Lasgofseix. 
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schluß der elliptischen Scheibe an die Welle und Ausschneiden je zweier 
einander diametral gegenüberliegender Stücke <X ß hervorgegangen. Bei 
der Kneterform Abb. 245 bis 248 besitzen diese Ausschnitte nur. mäßige 
Größe und erreichen die' geometrische Achse der Knete.rwelle nicht. Die 
Welle bleibt daher ungeschwächt, und die aus ihr hervortretenden 
Scheibenreste /' <5, welche die Knetflügel bilden und denen die 'Ausführung 
der Knetl:trbeit obliegt, behalten eine erhebliche Bruchsicherheit. Derartig 
gestaltete Kneter eignen sich daher vornehmlich zum Durchkneten besonders 
schwer zu bearbeitenden Knetgutes und sind hauptsächlich für das purch
arbeiten und Mischen des Kautschuks und der Guttapercha bestimmt, finden 

~ ~ 
aber auch bei der Verarbeitung von 

rili 'Lh' Schmirgelradmischungen, künstlicher Stein-
~ :w: und Elfenbeinmasse, Linoxyn - Kork-

mischungen u. dgl. Anwendung. 
Die Ausschnitte der elliptischen Scheibe 

des im zweiten Teile des Knettroges befind

, , , 
I 

Abb. 249-250. Knetschrauben. 

lichen Kneters liegen zu den Ausschnitten 
des im ersten Teile arbeitenden Kneters 
symmetrisch. Die sich entsprechenden 
Knetflügel (/'1 /'2) bzw. (<51 ~2) besitzen da
her entgegengesetzte Neigung, so daß, wenn 
die Flügel des einen Kneters bei der Dre
hung das Knetgut nach rechts schieben, die 
Flügel des zweiten Kneters das Gut nach 
links zu schieben suchen. Mit diesen Längs
schiebungen ist eine Kreisbewegung des 
Gutes im Knettrog verbunden, weshalb 
dieses im Trog nach zwei entgegengesetzten 
Richtungen Schraubenbewegungen ausführt 
und hierbei aus der einen Troghälfte in die 

ihr benachbarte zweite Hälfte übergeschoben wird. Je nach der Drehrichtung 
der beiden Kneter erfolgt dies aber entweder zwischen denselben (wenn 
diese gegeneinander umlaufen) oder zwischen den Knetern und der Trog
wand (bei entgegengesetzter Drehrichtung) .. Wird schon durch diese zu
sammengesetzten Bewegungen, welche die einzelnen Stoff teilchen zu machen 
gezwungen sind, ein gutes Durchmengen derselben· erzielt, so wird dieses noch 
dadurch gesteigert, daß diese Bewegungen mit verschiedenen Geschwindig
keiten erfolgen, die Stoff teilchen also a.uch verschieden große Wege zurück
legen. Es wird dies dadurch erreicht, daß die Umdrehzahlen der beiden 
Kneterwellen sich wie 1: 2 verhalten. 

Von der besprochenen weicht die durch die Abb. 249 und 250 veranschau
lichte Gestalt der Kneter durch die tief geführten, die geometrische Achse 
der Kneterwelle überschneidenden Ausschnitte <X ß ab. Es verbleiben nur 
zwei schmale, schraubig verdrehte Flügel r r5, die durch einen mittleren 
Steg e verbunden sind. Bei der älteren Form dieser Kneter, Abb. 249, sind 



die Ausschnitte lX ß 
gleichgroß und liegen 
daher symmetrisch 
zu dem Mittelsteg B, 

bei der neueren Form, 
Abb. 2501, sind sie 
zugunsten einer bes
seren Knetwirkung 
ungleich zu dem Steg 
verteilt. Bei beiden 
Formen bilden die 
Knetflügel y (j Teile 
zweier Schrauben
gänge, von denen der 
eine rechts-, der an
dere . linksläufig ist. 
Ihr Einwirken auf 
das Kn€tgut bedingt 
je nach der Dreh
richtung der zusam
menarbeitenden Kne
ter entweder dlS In
einanderschieben des 

. Gutes oderdessen An
pressen an die Stirn-
wände des Knettrogs. 

Nach der Ab
bildung 251 A, B, C, 
welche eine mit zwei 
Knetern arbeitende 
Knetmaschine dar
stellt, werden die 
dUI:ch die tiefer ge
führten'l Ausschnitte 
in ihrer Festigkeit er
heblieh geschwächten 
Kneter a1 a2 an bei
den Achsenenden an
getrieben, um ihr Ver
drehen bei dem Be
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arbeiten zäher steifer Teige zu verhindern. Es erfolgt dies einerseits durch 
die auf den Kneterachsen sitzenden Stirnräder c, die mit den Getrieben d der 
Antriebwelle e in Eingriff stehen, andererseits durch die ungleichgroßen Räder 
I und g, welche den beiden Knetern verschieden große Geschwindigkeit 

1 DRP. Nr. 8~ 239 vom 26. Februar 1895. 
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erteilen. Das Vor- und Rllckwärtsarbeiten der Kneter wird durch offenen 
und gekreuzten Riemen bewirkt und mittels einer Reibungskupplung ein
gestellt, deren Einrichtung aus Abb: 251 B zu ersehen ist. Nach dieser Ab
bildung stecken attf dem Ende der Antriebwelle e die beiden Büchsen hund i. 
Die erstere ist mit der Scheibe k verbunden und lose auf die Welle geschoben, 
die letztere ist auf der Welle festgeschraubt. Beide Büchsen tragen lose 
aufgesteckte Riemenscheiben l, deren gegenseitiger Abstana zwei durch Bolzen 
miteinander verbundene Scheiben m1 m2 unabänderlich bestimmen. Eine d~r 
Scheiben 1 trägt einEm offenen, die andere einen geschrä~kten Riemen. Die 

...... - - . -,_. -. -- - - -_.~ 

Büchse h is.t mit der 
Welle durch Nut und Fe
der so verbunden, daß sie 
in der Achsenrichturigver
schoben wird, sobald man 
das Handrad n dreht oder 
bei dem Umlauf der An
trieb welle e festhält. Die
ses Rad ist auf das Ende 
der Büchse h aufge
schraubt und stützt sich 
einerseits gegen den Stell
ring 0 am Wellenende, an
dererseits gegen einen an 
der Nabe der Riemen-, 
scheibe 1 anliegenden 
Ring. Dadurch, daß die
ser Ring auf einer abge
flachten Stelle der Büchse 
h reitet, ist seine Drehung 
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verhindert. Bei der Ver~ 
schiebung der Büchse wird 

~ die mit ihr verbundene 
Scheibe k gegen den kegel-

Abb. 2ö2. Einschauflige Knetmascbine von Werner &: PfI<!idertr. förmig ausgedrehten 
Rand einer der nach 

entgegengesetzten Richtungen umlaufenden Riemenscheiben 1 gepreßt und 
dadurch infolge der hervorgerufenen Reibung die Mitnahme dieser Scheibe k 
sowie die der Antriebwelle e im Drehungssinne der betreffenden Riemenscheibe 
bewirkt. Die Mittellage der Scheibe k bedingt den Stillstand der Maschine. 
Zum Zweck ,des Entleerens wird der Trog während des Umlaufes der Kneter 
um die Antriebwelle e unter Benutzung des Handhebels p gekippt. 

Bei größeren Maschinen erfolgt das Kippen des dann durch Gegen
gewichte ausgeglichenen Troges mit Hilfe eines von Hand oder mechanisch 
betriebenen Kettentriebwerkes. Die Abb. 252 veranschaulicht eine Eimich
tung dieser Art an einer einschaufeligen Knetmaschine. Der um die 
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Welle 1 kippbare Trog b wird bei c von einer Kette d erfaßt, die über die Ketten
scheibe e geleitet ist und das Gegengewicht f trägt. Die Kippbewegung geht 
von der mittels Handkurbel zu drehenden Kettentriebscheibe g aus und wird 
durch die Triebkette h und eine zweite Kettenscheibe i auf die Kettenscheibe e 
übertragen, so daß das hierdurch zum Niedersinken gebrachte Gegengewicht 
den Trog in die punktiert gezeichnete Stellung b' ausschwingt. Die Dreh
bewegung des Kneters k wird hierbei nicht unterbrochen, da die ihn antrei
benden Räder 1 m im Eingriff bleiben. 

c) Die Verreibwerke. 
Das innige und haltbare Vermischen von Flüssigkeiten, die an sich nicht 

oder infolge großer Verschiedenheit- ihrer spezifischen Ge\Yichte nur schwer 
mischbar sind, aber auch das Vereinige~ von auf das feinste zerteilten Fest
körpern mit Flüssigkeiten zu salbenartigen Körpern, z. B. das Mischen von 
Farbstoffen mit Ölen und Firnissen, das Bereiten pharmazeutischer und 
kosmetischer Präparate, setzt ein so inniges und gleichförmiges Verteilen 
der gemischten Stoffe im Gemisch voraus, daß dieses den Charakter einer 
kolloidalen Lösung erhält, bei der das absolute Gewicht der Gemengteile 
kleiner ist als die Adhäsionswirkung der sie umlagernden Nachbarteilchen. 
Nur hierdurch ist es zu erreichen, daß sich die ihrem Wesen und spezifischen 
Gewichten nach verschiedenen Stoff teilchen gegenseitig in der Schwebe er
halten und das Niederschlagen der einen Teilchengruppe durch die Gegen
wirkung der anderen, also das Entmischen der Mischung, verhindert wird. 
Gemenge von Flüssigkeiten, die diese Bedingung erfüllen, werden "Emul
sionen" genannt; ihre Herstellung heißt "E m u 1 g i e ren" oder "H 0 mo -
genisieren". 

Meist sind es Fette und Öle, die für Genußzwecke mit wässerigen Lösungen 
zu Emulsionen verarbeitet werden, wofür die Erzeugnisse der Kunstbutter
fabriken (Margarine), die medizinischen Lebertranemulsionen von Meier 
und von Boott u. dgl. naheliegende Beispiele bieten. Von dem Feinheitsgrad 
eines durch Homogenisieren vergleichmäßigten Gemisches von Fett und 
Milch gibt beispielsweise die Tatsache eine Vorstellung, daß die Fettkügelchen 
der Milch flach dem Homogenisieren erheblich kleiner sind als vor diesem, 
sowie daß beim Zentrifugieren homogenisierter Milch die kleinsten, auf das 
feinste zertrümmerten Fettkügelchen nicht mehr durch die Zentrifugal
kraft ausgeschieden werden, sondern mit der Magermilch aus der Zentri
fuge abfließen 1. 

Nach Ekenberg 2 lassen sich nur Emulsionen von 40 bis 50 Y. H. unn von 
mehr als 70 v. H. FettgE:halt bilden. Gemische mit 50 bis 70 v. H. Fettgehalt 
sind, weil zu zähflüssig, nicht homogenisierbar. 

1 Heiter: Technologie der Fette und -Öle, Bd. III, S. 121; auch DRP. Xr. 166935 
vom 22. -März 1905. 

2 Zeitschr. f. angcw. Chemie 1892, S. 487. 

Fiseher, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 16 
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AIJ1-.203. Verl'eibwerk. 

Abb. 264. Verreibwerk. 

1. Die Verreibscheiben. 
Die für das Herstellen VOll 

Dauergemischen notwendige feine 
Verteilung der Fettstoffe und wäs
serigen Flüssigkeiten erfolgt ent
weder durch Zerstäuben (siehe 
Prallstrahlmischer S. 215) oder 
durch Verreiben zwischen kreis
runden metallenen Reibscheiben , 
die im Abstand von 0,05 bis 2 mm 
voneinander entfernt gehalten 
werden. Diese Scheiben liegen bei 
dem im Anfang der 1890er Jahre 
entstandenen "Emulsor" der 
Aktiebolaget "Separator" in 
Stockholm (Abb. 233) wagerecht 
lind gleichachsig ·ubereinander. Die 
obere Scheibe a liegt fest, die un
tere b dreht sich mit etwa 7000 
Umdrehungen in der Minute. Die 
zu mischenden Flüssigkeit.en ent

fließen einem Behälter c, dem sie die 
Rohre d e zuführen . Den Rohrmün
dungen vorgelagerte Schwimmerventile f 
erhalten hier bei stets den gleichen Höhen
stand der Flüssigkeit. Den Zufluß zu den 
Reibscheiben lassen durch Schrauben ge
nau einstellbare Ventile g regeln. Die 
Scheiben sind von einem Gehäuse h um
schlossen, das die gebildete Emulsion auf
nimmt und von dem sie durch das Rohr l 
abfließt. Unterhalb des Gehäuses liegt 
der Antrieb für die untere Reibscheibe. 

Wilh. Fette in Altona Ottensen 1 

stellt die Scheiben nach Abb. 254 um 
einen kleinen Betrag E exzentrisch zu
einander, und Schröder2 gestaltet sie kegel
förmig und stuft sie so ab, daß mehrere 
ebene ringförmige Reibflächen entst.ehen. 

2. Die Verreibwalzwerke. 
Für das Vermischen feingepulverter fester Stoffe mit mehr oder weniger 

zähfließenden Flüssigkeiten (Kautschuk, Kakaobutter, Leinöl) finden beim 

1 l>RP. Nr. 237737 vom 2.· Dezember 1909. 
~ DRP. Nr. 240874 vom 2.'). Februar 1911. 
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Vulkanisieren des Kautschuks mit Schwefel, dem Mischen und Färben der 
Linoleummasse, der Schokoladen-, Ölfarbenfabrikation usw. Walzen
mischmaschinen Anwendung. Der Mischvorgang ist meist mit dem 
fortgesetzten Feinmahlen der Feststoffe verbunden und muß oft auf längere 
Zeiträume ausgedehnt wer
den, um die erwÜnschte Be
schaffenheit des Erzeugnisses 
zu erlangen. Die Walzen 
bestehen aus Eisen oder 
Stein (Granit, Grünstein) 
und werden nach dem Ab
drehen sorgfältig zylindrisch 
geschliffen. und poliert,· so 
daß sie 80 dicht aneinander 
gestellt werden können, daß 
sie das Mischgut in einer 
dünnen Schicht durchläuft. 
Hierbei fördern verschiedene 

A 

Oberflächengeschwindigkei- ll~~~~jj~~~~~~~~i~~~~ ten der zusammen arbeiten- ~ 
den Walzen sowohl das Fein-
mahlen als das Verreiben 
der .Feststoffe in dem Misch-
gut. 

Die in Kautschukfabri
ken gebräuchlichen Walzen
mischmaschinen, Abb. 253 
A u. B, besitzen zwei in 
einem kräftigen rahmenarti: 
gen Gestell a gelagerte Eisen
walzen b1 b2• Die Lager der 
Walze b1 sitzen fest im Ge
stell, die der Walze b2 sind 
verschiebbar und stehen un-

. tel' dem Druck der Schrau
ben c, die zur Regelung und 
.Einstellung des Walzenab
Atandes dienen. Dicht neben 
den Gestellwänden schließen 
dreieckige Schilde d den 

Abb. 200. Mischwalzwerk. 

c 

Walzenschluck seitlich ab. Die Walzen sind durch die ungleichgroßen Zahn
räder e1 e2 verbunden, so daß sie gegeneinander laufen; sie sind hohl und 
können von I aus mit Dampf beheizt oder von g aus mit Wasser gekühlt wer
den. Die von der Antriebwelle aufgenommene Betriebsarbeit wird durch die 
Zahnriider h i auf die hintere Walze b1 übertragen. Die Walzen sind I bis 

16· 
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1,5 m, zuweilen auch mehr als 2 m lang. Ihre Cmfangsgeschwindigkeiten 
stehen im Verhältnis 3 : 4 und betragen bei 300 mm Walzendurchmet!t!cr 
45 bzw. 60 mm/Sek. Einem derartigen Mischwalzwerk kommt bei 20 bit! 40 
Minuten Arbeitsdauer eine Mischleistung von etwa 20 bis 60 kg Kautschuk~ 
masse zu. Der Kautschuk wird hierbei auf den erwärmten Walzen 80langc 
bearbeitet, bis er eine gleichförmige bildsame Masse bildet und dann während 
des Umlaufes der Walzen der staubfein gemahlene Schwefel und anderc 
mineralische Stoffe aufgegeben. Nach erfolgtem Vermischen :;treift der Ar
beiter die gebildete Haut mit Hilfe eine!'! Messer:; ab, formt t!ie zu einer 
"Puppe" und übergibt diese zur Nachmischung erneut dem Walzwerk 1. 

In der Linoleumfabrikation benutzte l\fischwalzwerke, die in ihrem Auf
bau dem beschriebenen im allgemeinen gleichen, laufen mit 9 bzw. 24 Umdr. 
i. d. Min.; die Umfangsgescbwindigkeiten der Walzen betragen 75 bzw. 200 mm 
i. d. Sek. und stehen daher bei dem üblichen Walzendurchmesser von 400 mm 
in dem Verhältnis 3: 8. Die Arbeitsbreite dieser Walzwerke ist etwa 1 m 2. 

Bei den Mischwalzwerken der Farben- und Schokoladenfabrikatioll 
steigt die Zahl der zusammen arbeitenden Mi!'!chwalzen auf fünf und mehr. Die 
gußeisernen oder granitnen Walzen abis e sind nach Abb. 256 in einer Zll

Hischg(/! 

\. \ 
,. ' - ! ; i 

( .. \ \. /; ' .- ,'., ...... _.- -" / 
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6emiscll 

Abb. 256. Mischwlll't.w,·rk . 

weilen geneigt liegenden Ebene parallel nebeneinander liegcnd gelagert. 
Das Lager der mittelsten Walze steht fest. Die Naehbarwalzen sind mit 
Hilfe von Schraubenspindeln derart verstellbar, daß nach dem Amltellen der 
Walzen b d an die Mittelwalze c die Walzen a e jenen genähert werden können. 
Die Geschwindigkeit der Walzenmäntel nimmt von der EintragstelleE bis 
zur letzten Walze e hin allmählich zu. Dic schneller laufende Walze nimmt 
daher das Mischgut der vorhergehenden Walze ab und führt es der folgenden 
zu, so daß es von abis e wandert. Hier hebt es die Streichscbiene f ab. Bei 
einer für das Mischen und Feinreiben von Schokolade bestimmten Maschine 
von Meniers3 finden sich folgende Werte angewendet: 

.1 Über Mischwalzwerke für Kautschuk siehe: Zeitschr. d. Yer. deutsch. lng. 1857. 
S. 188: Sammlung von Zeichnungen der Hütte 1874, Tafel 12d u. 12e; Ditmar: Techno
logie des Kautschuks. Leipzig 1915; Gottlob: Technologie der Kautschukwarcn. Braun
~chweig 1915. 

2 FiscMr: GeRchichtc, Eigenschaften und Fahrikation des Linoleulllf!. Leipzig 18S~. 
3 Armenga'Ud: Pllhl. ind. Vol. 21, p. 211. 
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Walzendurchme8ser . . . . . . . . .. d C"_" 340 360 380 400 450 mm 
Umdrehungen i. d. )Iin. . . . . . . .. n = 9 12 17 25 31 
Verhältnis der Umfangsgeschwindigkeiten u = 1: 1,4: 2,1 : 3,3: 4,6 

Zu den verreibend wirkenden Mischwerken sind auch die als .Zerkleine
rUlIgsmaschin,en benutzten Kollergänge zu rechnen. Bei ihnen bewirkt die 
mit dem Abrollen der im Kreise geführten zylindrischen Läufer auf der ebenen 
Bodenplatte verbundene Gleitung sowie die mengende Wirkung der zwischen 
den Läufern liegenden Schurplatten das Durcheinandermengen des Arbeits
gutes. Doch ist die Mischwirkung des Kollerganges im allgemeinen gering 
und meist auf die Herstellung wenig feiner Mischungen beschränkt. Nur in 
wenigen Fällen, z. B. bei der Verarbeitung des Kakaos und beim Mischen 
von Zementproben für Festigkeitsbestimmungen, ist der Kollergang für die 
Feinmischung nutzbar gemacht worden. 



Das Zerteilen fester und flüssiger Werkstofle. 

I. Al1gemeines. 
Werkstoffe können durch von außen einwirkende Kräfte vorübergehend 

oder dauernd in eine Vielzahl von Teilen zerlegt werden .. 
Flüssigkeiten zerfallen hierbei im allgemeinen in kuglige Tropfen, 

die bei gegenseitiger Berührung wieder zusammenfließen. Erstarren aber 
die Tropfen nach ihrem Entstehen zu festen Körpern, so lagern sich diese 
zu einem losen Haufwerk zusammen. Feste Werkstoffe werden durch Zer
kleinern unmittelbar in derartige lose Haufwerke zerlegt. In Haufwerken, 
die durch Zerteilen bildsamer (plastischer) Werkstoffe entstanden sind, 
also Stoffen entstammen, deren Aggregatzustand zwischen flüssig und fest 
liegt, wird die lose Lagerung der Teilstücke oftmals durch gegenseitiges 
Aneinanderhaften wieder gestört. 

Die Teilstücke lose r Haufwerke sind, je nach dem Zweck des Zerkleinerns, 
den Eigenschaften des Zerkleinerungsgutes und der Art der benutzten Arbeits
mittel, in bezug auf Gestalt und zuweilen auch Größe gleich oder verschieden. 
Im ersten Falle kann von einer bestimmten, im zweiten Falle von einer 
unbestimmten Zerkleinerung gesprochen werden. Der letzteren ent
stammende Haufwerke setzen sich im allgemeinen aus eckigen oder rundlichen 
Körpern zusammen, die meist nach Form und Größe verschieden sind. 

Die losen Haufwerke werden nach der Größe der sie zusammensetzenden 
Teilstücke in großstückige, grob- und feinkörnige· unterschieden und fÜhreIl 
je nach ihrer Verwendung verschiedene Namen. Die feinkörnigsten der
selben.pflegt man allgemein als Mehl, Pulver oder Staub zu benennen. 

Die technische Grenze der Zerteilbarkeit wird von den allgemeinen Eigell
schaften der Werkstoffe beeinflußt. Sie liegt beispielsweise 

für Schlackenwolle . 
" Erzpochmchl .... . 
., Getreidemehl .... . 

Porzellanfarben-G lasfluß 
.. Ultramarinblau 
.. Filterasbe8t nach Breyer 

Vergleichsweise beträgt 
die Dicke eines MenschenhaareIl . 

Spinngewebefaden~ 

J I /' =. I! 1000 Millimeter. 

bei etwa 3 
2,2 
2 
1,2 

fl FRilerdick!' 1 

.. Korngrößp 

0,3" " 
0,01 .. FallCrdiek .. 

Illinclc~tcr.s ~,O I' 
. .. etwa 2,;',. 
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Die Größe der herzustellenden Teilstücke und das zu wählende Zer
kleinerungsverfahren werden durch den Gebrauchswert des Zerkleinerungs
gutes und den Endzweck des Zerkleinerns. bestimmt. Dieser Endzweck 
kann sein: 

1. eine bestimmte Verwendung des Zerkleinerungsgutes, z. B. die Her
stellung von Straßenschotter, Schleifpulver, Getreidemehl, von chemischen 
Reaktionskörpern u. dgl.; 

.2. die Trennung verschiedenartiger Werkstoffe, die im Zerkleinerungs
gut fest verbunden sind, wie die Trennung von Erz oder Kohle von den mit 
ihnen verwachsenen Ganggesteinen, der Fruchtkerne von ihren Umhül· 
lungen usw.; 

3. das Zusammenrnischen verschiedenartiger Werkstoffe: Mörtel- und 
Betonbereitung, das Gattieren von Schmelzgut und Brennstoff usw. 

Die Gleichheit der Gestalt und der Größe der bei dem unbestimmten 
Zerkleinern eines festen Werkstoffes entstehenden Teilstücke nimmt mit 
dem Fortschreiten der Zerkleinerung mehr und mehr zu. Die feinsten Mehle 
bestehen' daher fast nur aus gleichgroßen und gleichgestalteten Körnern. 
So enthielt Glaspulver, das als Flußmittel für Porzellanfarben dient, 

a) beim Verlassen der Walzenquetsche : 

30 v. H. Körner von 69 bis 141 ~, im Mittel 100 I' 
70 " . 19" 55" 4Q o' 

b) nach 12stündigem Mahlen in der Kugelmühle: 

51 \', H. Körner von 6 bis 38 I', im Mittel 10,2.11 

49 " 1,5" 4 ,. 2,3 ,. 

c) nuch 24 stündigem Vermahleu: 

94 v. H. Körner von 1,2 bis 2,5 ", im Mittd 
6 ,. 10 ,. 26 " ,. 

Die Anzahl der kugligen Körner betrug hierbei 

der Gesamtmenge. 
Das Verhältnis 

'm Glaspulver b 20,0 v. H. 
e , . . 88,5 

a. 
x= - I 

a~ 

1,7 " 
15,4,. 

der durchschnittlichen Anfangsgröße a1 des Zerkleinerungsgutes zu der Durch
schnittsgröße a2 der bei dem Zerkleinern entstehenden Teilstücke heißt der 
Zerklei ueru ngsgrad, der reziproke Wert dieses der Zer klei neru ngs
quotient. 

Der Grad der Zerkleinerung sowie die Härte, Festigkeit und Spröde 
oder Zähe des Zerkleinerungsgutes bestimmen die Größe der bei dem Zer
kleinern eines Werkstoffes aufzuwendenden Kraft- und Arbeitsleistung sowie 
das in wirtschaftlicher Beziehung vorteilha~teste Zerkleinerungs verfahren 
lind die Art der anzuwendenden Zerkleinerungswerkzeuge. 
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Als Maß für die Festigkeit eines zu zerkleinernden Werkstoffes dient 
in der Regel dessen Druckfestigkeit, die in Kilogrammen gemessen u~d auf 
I qmm des zur Druckrichtung senkrecht stehenden Querschnittes des ge
drückten Körpers bezogen wird. Nachstehend sind beispielsweise die Druck
festigkeitswerte für einige Werkstoffe zusammengestellt, die bei der Zer
kleinerung in Betracht kommen. 

Basalt ... . 
Quarz ... . 
GneilS, Granit. 
Kalkstein .. 
Sandstein .. 
Blei- und Zinkerz!' 

Druckfestigkeit p kg für 1 qmm. 
10 bis 20 Roteisenstein.. 

12 Braunspat. . . 
6 bis 8 Blende mit Quarzkelll 
:l ,,5 Gebrannter Ton. . . 
2 " 7 
2 " 4. 

Ton mit 3 bis 9 v. H. Was~( r 
" 22" 26 

Im allgemeinen gelten WErkstoffe, 
]I< 1 kgjqmm 

bei denen ist 
als wenig fest 
als tnittelfest 
als sehr fN t. 

]I = 1 bis 5 kgjqmm· 
Jl> 5 kgjqmm 

2,3 
2,2 
1,5 

0,6 bis 1,3 
0,2 ,,0,6 
0,02 " O,O:l 

Wenig fEste Werkstoffe sind: Koks, Kohle, Gips, Steinsalz, Ton, ge
dörrtes Leder, Horn, Knochen, Knochenkohle, Zucker, Gerbstoffe, Kork, 
Schwefel, Getreide usw. 

Zu den mittelfesten Werkstoffen zählen: Zementklinker, Schamotte, 
Bleiglanz, Feldspat, Flußspat usw. 

Zu den sehr festen: Schmirgelstein, Carborund, Basalt, Quarz, Porphyr, 
Granit, Phosphat, Glas usw. 

Neben der Bruchbelastung bEstimmt die Formänderung, die das Zer
kleinerungsgut bis zum Eintritt des Bruches erleidet, die Größe der aufzu
wendenden Zerkl~inerungsarbeit. Bezeichnet Pm kg die mittlere Größe der 
"on Null bis zu dem' beim Eintritt des Bruches bEobachteten Höchstwert 
P kg wachsenden Beanspruchung, c5 m die in der Kraftrichtung gemessene 
:Formänderung im Augenblick dES Bruches, EO ist die Zerkleinerungsarbeit 

A = P",~mkg 

oder, auf die Gewiehtseinheit dES ZerkleinHungFguüs bEzogell, 
P",(j 

a = -eT mkg, 

welln G das Gewicht des GutEs in Kilogrammen bezeichm t. 
Für Druckbeanspruchung und Kugelgestalt der Versuchskörper fand 

Kid· l beispielsweise die folgenden WeIte für a: 

Ton, trocken . . . . . . . . . . . . . .. a = 1 bis 1,3 mkg 
Ton und Sand gemischt ulld schwach gebrannt (/.= 2 2,3 
Zement u =;; 6 
Schamott!' , , . , (/= 1 ri " 30 
)Iilchgla~ u = 3" " 70 
Quarz wl<l :\Iarlllor u = 40 
Gußeisen. . , . . a = 200 

1 Fr. Kick: Das Gl'setz der proportionalpn Widprständp. Leipzig 1885. 
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Diese Zahlen geben zugleich die Fallhöhen in Metern an, die aus den 
genannten Stoffen hergestellte Kugeln von 1 kg Gewicht beim freien Herab
fall durchlaufen müßten, damit sie bei dem Auftreffen auf ein starres Wider
lager zerschellen. 

Die Verteilung der Zerkleinerungsarbeit auf die Massenteilchen des 
Zerkleinerungsgutes erfolgt in verschiedener Weise, je nachdem die Arbeit 
auf das Gut durch allmählich wachsenden Druck oder durch plötzlich wirken
den Stoß übertragen wird. Im letzteren Falle verteilt sich die Arbeitsauf
nahme vornehmlich auf die Hüllschichten des Zerkleinerungsgutes, so daß 
diese rascher und in höherem Maße der Zertrümmerung unterliegen als die 
inneren Teile der Werkstoffmasse. Hierdurch wird das Entstehen mehlfeiner 
Haufwerkteile gefördert. Im Gegensatz hierzu führt die allmähliche Steige
rung der beanspruchenden Kraft, wie sie. der Druckwirkung eigentümlich 
ist, zu einem gleichförmigen Durchdringen der ganzen Masse des Zerkleine
rungsgutes und damit zu dessen Zerfall in verhältnismäßig wenige Teilstücke 
von annähernd gleicher Größe. Beispielsweise ergab die Zerkleinerung von 
5 bis 8 11un großen Bleierzgraupen mittels eines Pochwerkes von 160 kg 
Stempelgewicht und 200 mm Fallhöhe, bzw. eines mit kegelförmigen Läu
fern ausgerüsteten und daher nur zerdrückend wirkenden Kollerganges von 
Schranz! die nachstehend verzeichneten Korngrößen und Mengenanteile der 
gewonnenen Haufwerke2• 

Komgröße in mm 

3,2 bis 2,4 
2,4 ,. 1,6 
1;6 " 0,9 
0,9 " 0,5 

daher> 0,5 rnrn 
<0,5 " 

1... . ... ~K=ol=le=rg=a=ng= 1-- ----
6,95 v. H. 

21,07 
26,27 
16,92 

63,21 v. H. 
28,79 

100,00 

I I .~~ Pochwerk 

0,00 v. H. 
4,68 

15,15 
16,96 

36,79 v. H. 
71,21 

100,00 

1]. Die Zerkleinerung fester Werkstoffe. 
Bei der Zerkleinerung eines Werkstoffes hängt die Gestalt und Größe 

der entstehenden Teilstücke von dessen Arbeitseigenschaften, dem bei der 
Zerkleinerung zur Anwendung kommenden Arbeitsverfahren und der Art 
des benutzten Arbeitsmittels ab. Teilstücke solcher Haufwerke, die beim 
Zertrümmern spröder Werkstoffe durch Stoß- oder Druckkräfte erhalten 
werden, sind in der Regel kantig und eckig und besitzen mehr oder weniger 
scharf ausgeprägte Begrenzungsflächen, die entweder zufällig gestaltet er
scheinen oder Spaltungsflächen des Werkstoffes sind. Beispielsweise fletzt 

1 DRP. Nr. 12660 vom 19. ~Iai 1880. 
2 Zeitsehr. d. Ver. deutsch. lng. 1881, S. 271 bis 274. 
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sich das in Abb. 257 in 60facher Vergrößerung dargestellte Erzmehl aus 
unregelmäßig geformten Steintrümmern (weiß) und nach Würfeln spaltenden 
Bleiglanzkörnern (schwarz) zusammen. 

In anderen _Fällen, wo das benutzte Arbeitsverfahren eine vielseitige, 
mit Schleifwirkungen verbundene Beanspruchung der Haufwerkteile durch 
Druck- und Scherkräfte bedingt, wo also ein Zerreiben oder Zermahlen der
selben stattfindet, erhalten die Teilstücke rundliche Gestalt, die bei fortge
setzter Zerkleinerung sich mehr und mehr der Kugelform nähert und bei den 
feinsten Mehlen in diese übergeht. 

Werkstoffe, die infolge fehlender Sprödigkeit weder durch einfache' 
Druck- oder Stoßbeanspruchung noch durch Zerreiben oder ZermahleIl 
in Teilstücke übergdührt werden können, erfordern zu ihrer Zerteilung 
schneidende Werkzeuge. Diese d urchdri ngen das Zerkleinerungsgut ver
möge ihrer Schärfe und Härte und teilen es in Teilstücke von bestimmter 

oler unbestimmter Form und Größe, je nachdem die 
Lage der Schnittflächen bestimmten Regeln folgt 
o:1er eine zufällige ist. 

In Wirklichkeit sind in Haufwerken, die durch 
unbestimmte Zerkleinerung erhalten werden, infolge 
der Eigenart des Zerkleinerungsgutes oder infolge Ver
mischung verschiedener Beanspruchungen kantige 
Teile mit rundlichen gemischt. Doch ist das Vorherr-

~ sehen der einen oder anderen Form durch.das verwen-
dete Arbeitsverfahren im großen und ganzen bedingt 

Abb. 257. Trümmer von Gang· 
gestein und Bleiglanz, 60:1. derart, daß dieses entweder vorneh mlich zum Ent-

stehen kantiger Trümmeroderrundlicher Körnerführt . 
Unter Beachtung des Gesagten lassen sich die verschiedenen Zerkleine

rungsverfahren in drei Gruppen einteilen: 
1. in Verfahren, die vornehmlich zertrümmernd wirken und die zur Bil

dung von Haufwerken führen, die aus Teilstücken der verschiedensten Größen
ordnungen zusammengesetzt sind; 

2. in die Reib- und Mahlverfahren, deren Arbeitsergebnisse in der 
Regel mehr oder weniger feinkörnige Haufwerke, insbesondere Grieße und 
)Iehle sind; 

3. in die Schneid- und Spaltverfahren, die auf der Benutzung von 
Schneidwerkzeugen beruhen und vorzugsweise der bestimmten Zerkleinerung 
dienen. 

Hier ist einzuschalten, daß, ebenso wie die Erzeugnisse der verschie
denen Arbeitsverfahren häufig ineinander übergehen, dies auch mit der Be
nennung der Erzeugnisse der Fall ist. So ist z. B. die Bezeichnung Grieß 
oder Mehl nicht an die Erzeugnisse der Mahlverfahren allein gebunden, sie 
wird auch für die feinsten, durch Zertrümmern erhaltenen Haufwerke ge
braucht. Es sei nur an die Bezeichnung Pochmehl erinnert. Bei allen diesen 
Erzeugnissen ist es allein die Korngröße, auf die sich die Bezeichnung stützt, 
wie dies früher schon dargelegt wurde. 
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Je nachdem das Arbeitsgut . im trockenen Zustand oder unter Zuhilfe
nahme von Wasser zerkleinert wird, wird die Troc ken- und Naßzerklei ne
rung unterschieden. Die erstere ist fast stets mit der Bildung feinen Staubes 
verbunden, der sich der Luft mitteilt, den Aufenthalt am Ort der Zerkleinerung 
erschwert und Stoffverluste verursacht, die besonders bei größeren Anlagen 
und der Zerkleinerung wertvoller Stoffe die Wirtschaftlichkeit des Betriebes 
beeinträchtigen können. Die Trockenzerkleinerung erfordert daher in den 
meisten Fällen· die Schaffung besonderer Schutzeinrichtungen. Vielfach 
genügt bereits die teilweise oder vollständige Ummantelung der Zerkleine
rungseinrichtung, um die Verbreitung des aufgewirbelten Staubes im Arbeits
raum zu verhüten. Vollkommener wird der Zweck erreicht und dabei zugleich 
die Möglichkeit geschaffen, den Staub zu gewinnen, wenn die Umhüllungen 
der einzelnen Zerkleinerungsmaschinen mit Luftsaugern (Ventilatoren, 
Strahlgebläsen) verbunden werden, die den entstehenden Staub in geschlos
senen Rohrleitungen nach einer Staubkammer, einem Zyklon oder einem 
Filter (Seite 44, 47 und 60) fördern, welche den Staub zurückhalten und nur 
die entstaubte Luft wieder der Atmosphäre zuführen. 

Demgegenüber bietet die Naßzerkleinerung den Vorteil vollständiger 
Staubfreiheit. Sie verdient, daher überall dort den Vorzug, wo die Eigenschaften 
des Zerkleinerungsgutes eine Durchfeuphtung ohne Beeinträchtigung ~es 

Verwendungszweckes des Haufwerkes zulassen. Gleichzeitig bietet eine reich
liche Wasserverwendung die Möglichkeit, das genügend zerkleinerte Gut 
dem weiteren Einfluß der Zerkleinerungswerkzeu"ge in einfacher Weise zu 
entziehen und damit nicht nur der Überzerkleinerung vorzubeugen, sondern 
auch die Leistungsfähigkeit der Zerkleinerungseinrichtung zu erhöhen. 

A. Die Handzerkleinerung. 

a) Zerkleinern durch 8toß und Druck. 
Die Zerkleinerung kleiner Werkstoffmengen erfolgt in der Regel durch 

Handarbeit. Für spröde Stoffe sind der geschwungene Hammer sowie die 
Stoß- und Reibkeule die Hauptformen der bei der Handzerkleinerung be
nutzten- Werkzeuge. Für die Zerkleinerung spaltbarer sowie wenig fester 
oder wohl auch bildsamer Werkstoffe finden Spalt- und Schneidmesser Ver
wendung, die be} der Arbeit hauend, drückend odEr ziehend geführt werden. 
Für die Zerlegung gewisser Werkstoffe, z. B. Holz, in wenige Teilstücke von 
bestimmter Größe und Form tritt zuweilen auch die Säge in den Dienst der 
Handzerkleinerung. Dies insbesondere dann, wenn es sich um die Gewinnung 
von Teilstücken größerer Abmessung handelt, die noch einer weiteren Zer
kleinerung unterworfen werden sollen. 

Eine besondere Bedeutung besitzt die Handzerkleinerung als sog. Hand
scheid u ng für die Aufbereitungstechnik. Bei der Aufbereitung der Erze 
bildet sie das einfachste Mittel, erzreiche Verwachsungen mit taubem Gesteill 
zu trennen und durch Auslese zu scheiden, um das für die Verhüttung ge
eignete Erz abzusondern. Auch in der Porzellanfabrikation findet die Hand-
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zerkleinerung Anwendung, um Einlagerungen von Eisen
verbindungen (Eisenoxyd, Schwefeleisen) aus Quarz- und 
Feldspatstücken zu entfernen und einen eisenfreien Roh-
stoff zu erhalten. 

Die Scheidung erfolgt hierbei durch Zertrümmern 
des Arbeitsgutes durch Hammerschläge, während es 
auf einer metallenen plattenförmigen Unterlage, der 
Scheideplatte, ruht. Dieselbe befindet sich auf der 
Scheidebank, vor welcher der den Hammer führende 
Arbeiter steht oder sitzt, der zugleich die Teilstücke 
nach ihrem Verwendungswert ordnet. 

Auch bei der Herstellung des dem Straßenbau 
dienenden "Stei nschlages" wird der Hammer zum 
Zertrümmern der größeren Gesteinsstücke benutzt. Der 
Hammerkopf, Abb. 258, hat etwa 1 kg Gewicht und wird 
an einem 800 mm langen, elastisch biegsamen Stiel zwei
händig von dem Steinschläger geführt, während dessen 
Fuß das Steinstück am Ausweichen hindert. 

Bildet das Überführen des Arbeitsgutes in ein mehr 
oder weniger feinkörniges Haufwerk das Arbeitsziel, so 

Abb. 2ö!l. stehen der Handzerkleinerung in dem Handmörser und 
Steinschlaghammer. der Reibschale zwei einfache und leistungsfähige Arbeits-

mittel zur Verfügung, die sich für die Feinzerkleinerung fast aller Stoffe eignen. 
Der Handmörser, Abb. 259, ist ein zylindrisch gestaltetes Gefäß 

mit schwach gehöhltem Boden. Die Zerkleinerung des Arbeitsgutes erfolgt 
in ihm mittels eines stabförmigen Schlagwerkzeuges a, dem Stempel, Stößer 

Abb. 269. Handmörser. 

oder Stößel, das an einem oder an beiden 
Enden keulenförmig verdickt ist. Dasselbe wird 
von Hand stampfend auf und ab geführt. Hier
bei erschwert die im Verhältnis zum Durch
messer große Höhe des Mörsers sowie dessen 
Ausschweifung am oberen Rande das Heraus
schleudern des Arbeitsgutes. Das Gewicht und 
der Anhub des Stößers vor der Ausübung des 
Schlages sowie die den letzteren unterstützende 
Muskelarbeit des Stampfenden bedingen die 
Wirkungsgröße. Die kraftvollen Stöße erfordern 
eine große Widerstandsfähigkeit von Mörser und 
Stempel. Beide bestehen meist aus Gußeisen 
und bleiben in der Regel unbearbeitet, um die 
Härte und Widerstandsfähigkeit der Gußhallt 
gegen Abrieb auszunutzen. Nur für besondere 
Zwecke wird der Mörser aus Stahl oder Messing
guß gefertigt und innen ausgedreht und po
liert. Handgriffe b erleichtern den Transport deH 
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:Mörsers, dessen Gewicht ohne Stempel je nach der Größe etwa zwischen 7 und 
105 kg schwankt. Bei annähernd gleicher Höhe beträgt der obere Durch
messer des Mörsers in den handelsüblichen Größen etwa 200 bis 400 mm. 

Auch in der Reibschale geschieht das Zerkleinern des Arbeitsgutes 
mittels eines keulenförmigen WerkzeUges: der Re i b k eu I e, dem Re i b e r 
oder Pistill. Nur wird dasselbe nicht stoßweise geführt; die Zerkleinerung 
erfolgt vielmehr durch einen auf das Arbeitsgut 
ausgeübten, bis zu dessen Bruchgrenze wachsen
den Druck und einer schiebenden, vielfach kreis
förmigen Bewegung der Reibkeule. Die hiermit 
verbundene stetige Lagenänderung der Teile des 
Arlfeitsgutes, in Gemeinschaft mit Gleitung und 
Reibung, beschleunigt den Zerfall des Gutes und 

Abb. 260. Reibschale. 

fördert daS' Entstehen eines pulverförmigen Haufwerkes. Dieser eigentüm
liche Gebrauch des Reibers vermindert die Gefahr des Auswerfens von Arbeits
gut und gestattet eine mehr flache Form des Reibgefäßes, die, nach Abb. 260, 
der keulenförmigen Gestalt des Reibers angepaßt wird, um die Berührungs
fläche zwischen diesem und dem Arbeitsgut zu vergrößern. Zuweilen, ins
besondere bei dem Feinreiben von Farben, das stets im feuchten Zustand 
des Arbeitsgutes erfolgt, tritt an die Stelle des schalenförmigen Reibgefäßes 
eine aus Glas, Porzellan oder Marmor bestehende Reibplatte (Abb. 261), deren 
ebener Reibfläche auch die Arbeitsfläche 
des aus dem gleichen Stoff bestehenden 
Reibers angepaßt ist. Die Reibschalen 
werden zuweilen aus Stahl, meist aber aus 
Achat, Serpentin, Marmor, Glas oder Por
zellan gefertigt und im Innern rauh be
lassen oder poliert. Schalen aus Achat 
oder Glas besitzen etwa 40 bis 150 mm, 
solche aus 'Porzellan 60 bis 415 mm äuße
ren Durchmesser. Letztere werden auch 
zum Zweck leichteren Entleerens mit einem 
Ausguß versenen. Abb. 261. Reibplntte und ReiLer. 

Zur Förderung der Arbeit trägt eine 
klei ne Füllung des Mörsers oder der Reibschale mit Arbeitsgut wesentlich 
bei. Bei großer Füllung bilden die unteren Stoffschichten vielfach ein nach
giebiges Polster, in das die den Druck oder Stoß des Stampfers unmittelbar 
aufnehmenden Teile des Arbeitsgutes eindringen, so daß sie der Zerteilung 
entzogen werden. 

b) Zerkleinern durch Spalten. 
Um spaltbare Werkstücke in der Richtung ihrer Faserung oder Schich

tung zu zerteilen, finden keilförmige Werkzeuge oder S pa I te r Verwendung. 
Dieselben werden an der Spaltstelle mit der Keilschneide angesetzt und durch 
den Druck der Hand oder durch Hanimerschläge zum Eindringen in das Werk-
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stück gezwUllgen. Sie bewirken hierbei durch den von den Keilflanken aus
gehenden Druck das Fortschreiten der Trennung des Spaltstückes in der 
Spaltrichtung. Die t>infaehste Form des Spalters ist 

der Spalt.keil, 

ein keilförmiges Werkzeug aus Stahl, Eisen oder Holz, das vornehmlich bei 
dem Zerteilen von Gesteinen, die sich infolge schichtenweisen Aufbaues 
(Schiefer), körniger (Sandstein) oder krystalliner Beschaffenheit (Granit) 
als spaltbar erweisen, Anwendung findet. 

Das Spalten der Schieferblöcke zu etwa 3 bis 12 mm dicken, als Dach
schiefer, Schreibtafeln usw. verwendeten Platten erfolgt mittels 
Spaltmeißeln, Abb. 262, mit 150 mm langer, 70 mm breiter, 
beidseitig schwach gewölbter Klinge, deren Querschnitt aus zwei 
flachen Kreisbogen so zusammengesetzt ist, daß die Klingen
dicke in der Mitte etwa 2 mm beträgt. Der Meißel wird mittels 
eines Holzschlägels zwischen die Spaltflächen des Blockes ein
getrieben, bis die Trennung unter vorsichtigem Hin- und Her
wuchten des Werkzeuges erfolgtl. 

Bei nichtgeschichteten Gesteinen (Sandstein, Granit) wird 
die Spaltrichtung vielfach durch Einarbeiten flacher, dreieckiger 
Furchen auf der Oberfläche der Spaltstücke vorgezeichnet. Das 
Durchspalten erfolgt dann durch Hammerschläge oder mittels 
eiserner Spaltkeile, die durch Hammerschläge in Keillöcher ein
getrieben werden, die in 80 bis 100 mm großen Abständen entlang 
der Spaltfurche eingemeißelt wurden. Bei der Benutzung gutge-

} 
trockneter Holzkeile kann die beim Benetzen der Keile mit Wasser 

'---+----' auftretende Quellkraft unter Umständen den Schlag des Hammers 
---- ersetzen. Auch ist hier der spaltenden Wirkung von Wasser zu 

Abb.262. 
Schieferspalter. gedenken, das in den Keillöchern zum Gefrieren gebracht wird. 

Das Spaltmesser. 

:Fül' das Spalten faseriger Werkstücke, insbesondere des Holzes, erhält 
der Spalter meist die Form eines Messers mit kräftig ausgebildetem Rücken 
und schwach gewölbter oder gerader Schneide, Abb. 263. Bei kleinem Spalt-

~--~,'-xc= ) 
Abb.2('.'l. Spaltmesser. 

widerstand wird dasselbe an der SpaltsteIle von Hand eingedrückt und dem 
Spaltstück entlanggeführt. Bei großem Spaltwiderstand wird dieser durch 
Auseinanderwuchten der zu trennenden Teile des Spaltstückes mit dem 

1 H. Fi8cher: Technologische Studien im Sächsischen Erzgebirge. Leipzig 1878, S.100. 
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auf eine geringe Tiefe eingedrückten und . um seine Längenachse wechselnd 
gewendeten Messer überwunden, oder es wird das Messer . durch Hammer
schläge in das Spaltstück eingetrieben. 

Als ein Beispiel für zusammengesetzte Formen des Spaltmessers diene 
das in Strohflechtereien zum Zerlegen der Strohhalme in 0,8 bis 1,5 mm 
breite Streifen benutzte kleine Spaltwerkzeug, das aus 3 bis 10 um einen spitzen 
Dorn sternförmig angeordneten Messerklingen besteht. Beim Spalten wird 
dasselbe am Halm entlanggeführt, wobei der in das Innere des hohlen Halmes 
eingeführte Dorn als Führung dient. 

Das Spaltbeil, Abb. 264, 

ist ein vornehmlich zum Spalten des Holzes dienendes Spaltwerkzeug. 
Der keilförmige Spalter wird hauend geführt und besitzt hierfür einen Stiel 
oder Hel m, der in einem den Rücken des Keiles durchsetzenden Loche, 
dem Öhr oder der Haube, so befestigt ist, daß er der Schneide des Spalters 
gleichgerichtet ist. Durch entsprechende Vergrößerung der Masse des Spalters 
wird deni Hieb die erforderliche Wucht verliehen. Der Spalter ist an · der in 

) 

.\hh.2(;4. ' (lallb il. 

o 
.\ bl •. 2G.; . • \ mpriknlli~ch es 

11 .. ;1. 

der Mitte seiner Dicke liegenden Schneide verstählt und gehärtet. Die gerade 
oder schwach gekrümmte Schneide ist 70 bis 150 mm, der Beilstiel 300 bis 
450 mm lang. Die Auswahl der Spaltungsfläche am Werkstück hängt bei 
dem Gebrauch des Beiles von dem Augenmaß und der Geschicklichkeit 
des Spaltenden ab; die Spaltungsfläche ist daher im allgemeinen nicht mit 
Sicherheit im voraus zu bestimmen. Infolgedessen findet die Benutzung 
des Spaltbeiles meist nur bei groben Zimmererarbeiten, vornehmlich .aber 
bei der regellosen Brennholzzerkleinerung, statt, wobei das Spaltstück zweck
mäßig durch einen größeren schweren Holzblock (Hackestock) unterstützt 
wird. Nicht selten wird bei dem Zerteilen schwer spaltbarer Holzklötze der 
Klotz selbst zur Vergrößerung der Schlagwirkung benutzt, indem das in ihn 
geschlagene und daher mit ihm verbundene Beil mit dem der Sclmeide gegen
überliegenden R ü c k e n oder Na c k engegen ein Widerlager geschlagen wird 
lind die hierbei wirksam werdende Massenenergie des Klotzes das weitere 
Eindringen des Beiles verursacht. 

Neuere Beilformen amerikanischen Ursprungs, Abb. 265, tragen am 
Nacken einen kurzen Stiel, so daß das Beil nach Art des einfachen Spalt
keiles benutzt und durch Hammerschläge in das zu zerteilende Werkstück 
eingetrie ben werden kann. 
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c) Zerkleinern durch Schneiden. 

Die Scbneidmessf'r 
finden bei der· Handzerkleinerung wenig fester Werkstoffe pflanzlichen 
oder tierischen Ursprungs mannigfache Anwendung. Ihre Grundform bildet 
der Schnitzer, Abb. 266 und 267, ein mit schmalrückiger und einseitig zu-

D N ) , gespitzter, etwa 90 mm 
/ : ~ " 0 _ langer und 12 bis 18 mm 
~ ________ ~_" ___ lir--------- breiter Klinge versehe-
~ ______ YO _______ ~ __ -----30 -----~~ 

I ------,:---fp(r:==========o~" nes Stahl messer. Der-<= : ", 0 0 0 !J selbe wird mit der rech-
- _..r ten Hand vom Schnei-

AlJb. :!66-267. Schnitzer. 
den den am Heft erfaßt 

und unter Andruck der Schneide an das Schneidgut in Richtung der 
Schneide durch dieses gezogen. Hierbei ruht das Schneidgut auf einem 
Schneidbrett oder Schneidblock oder es wird von der linken Hand 
des Schneidenden gehalten und vom Daumen der rechten Hand entgegen 
<lern Klingendruck~mterstützt .. Dem besonderen Verwendungszweck sich 

<.: :~ J=C J. 
I· 210 ~~ 120 

I~ 
- :~ f:( ) 

I ~ 155 · I~ 110~ 

Abb. 268-269. Schneidmesser. 

anpassend erleiden Form und Größe der beim Schnitt ziehend bewegten 
Schneidmesser vielfache Veränderungen, für welche die Abb. 268 und 269 
einige Beispiele geben. In jedem Fall· ist schlanke Keilform des Klingen
querschnittes und damit ein kleiner Zuschärfungs- oder Schneidwinkel 
sowie tunlichste Schärfe der Schneide die Bedingung für die Verminderung 

des Schnitt widerstandes. 

~'--'-~ Die Lage der Schnitt

~:- ",7 & ~-------, flächen und damit die 
~------------~~~~~~~~----.. --.. .i'===~~"""~~~~ Dicke der abgenennten 

-~.---------~~ streifen- oder scheibenför-
migen Schnittlinge ist 
bei der Benutzung der frei

händig geführten Schneidmesser frei wählbar. Das Entstehen gleichdicker Ab
schnitte hängt von der Geschicklichkeit des Schneidenden ab, es kann aber 
durch Vorlagerung eines Leitdrahtes vor die Messerschneide gefördert werden. 

Abb. 270. Krauthobel. 

Auf dem gleichen Gedanken beruht der in Landwirtschaftsbetrie
ben und' Haushaltungen benutzte Krauthobel, der in dem Schlitz 
einer Holzplatte mehrere schräggelagerte Schneid messer enthält, deren 
Schneiden nach Abb. 270 stufenförmig hintereinander geordnet sind, so 



Die Zerkleinerimgsmuschinen. 257 

daß die Zahl der gleichzeitig entstehenden Schnittlinge gleich der Zahl 
der Messe:r: ist. 

Um bei der Stützung des Schneidgutes durch einen Schneidblock die 
Schllittbewegung des Messers zu erleichtern und in gewissem Maße zwang
läufig zu machen sowie um die Schnittleistung desselben zu erhöhen, gibt 
man dem Messer nach Abb. 271 eine kreisbogenförmigc Schneide und stattet 
es mit zwei Handgrüfen aus, 
so daß es wiegenartig bewegt 
werden kann. Derartige 'Viege
messer werden zur Vergröße
rung der Schnittleistung zu meh
reren zusammengekuppelt, in 
Fleischereien zum Zerkleinern 
,größerer Fleischstücke benutzt. 
Dem gleichen Zweck dienen auch 
hreitklingige, hauend geführte 
Hackmesser, Abb. 272, die bei 
der· Zerkleinerung von Knochen 
auch als Spaltkeil benutzt und 
durch Hammerschläge angetrie
hen werden. Abb.27I. Wiegemesser. 

B. Die Zerkleinerungsmaschinen. 
Wie die Handzerkleinerung, so führt auch die unbestimmte Zerkleine

rung spröder Werkstoffe mittels Maschinen zum Entstehen von Haufwe:t:ken 
kantiger Trümmer oder rundlicher Körner. Während aber bei der ersteren 
die Zahl der Verwendung findenden Werkzeugformen und besonderen Arbeits
verfahren eine beschränkte ist, sind beide bd der mechanischen Zerkleinerung 
:;ehr vielgestaltig und 

zahlreich. ---.=----t~----?-rll------"l 
Die im Lauf der , r 

Zeit entstandene Na- --- -----_J 
mengebung wählte .\ 1,10. :!72. Hacku,,"."'" 
die Gattungsnanlen _ 
,ler Zerkleinerungs-
maschinen nach dem von ihnen verwirklichten Arbeitsverfahre:tl. Sie schuf 
die Bezeichnungen Poch-, Schleuder-, Quetsch-, Brech-, Mahl- und Schneid
werke und ordnete diesen eine von der Art der benutzten Werkzeugfornlen 
abhlingige Artbezeichnung . unter, wie u. a. die Benennungen Hammer- uud 
Stempelpochwerk, Backen- und Walzenquetsche, Walzen- und Schrauben
brecher , Scheiben-, Walzen-, Kegel- und Kugelmühle erweisen. Andere 
Namengebungen gehen auf den Namen des Erfinders der Maschine zurück 
oder dienen durch Hervorheben besonderer Leistungsfähigkeit geschäftlichen 
Interessen (Exzelsiormühle, Perplexmiihle, Gloriamühle ). 

Fis eh e r, Scheiden, Mis(·h~n. Zerkleinern. 1, 
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Die zertrümmernd wirkenden Zerkleinerungsmaschinen, also die Poch
Schleuder-, Quetsch- und Brechwerke, dienen vornehmlich der Vorzerkleine
rung. Je nach der.Härte und Festigkeit des Zerkleinerungsgutes verkleinern 
sie faust- und kopfgroße Stücke auf Bohnen- und Erbsengröße untermischt 
mit Grieß und Mehl. Den Poch- und Quetschwerken fällt in folge ihrer Fähig
keit, mit einfachen Mitteln große Energiemengen wirksam werden zu lassen, 
insbesondere die Zerkleinerung von Werkstoffen großer und mittlerer Festig
keit zu, während die Verwendung der Schleuder- und Brechwerke in folge ihrer 
für große Kraftübertragungen ungünstigen Werkzeugformen im allgemeinell 
auf die Zerkleinerung mittel- und wenig fester Werkstoffe beschränkt ist. 
Wiederum lassen die verschiedenen Arten der Mahlmaschinen bei geschickter 
Auswahl leicht geeignete Einrichtungen zur Verarbeitung von Werkstoffen 
jeden Festigkeitsgrades und von Haselnuß- bis Wickengröße auf Grieß und 
Feinmehl finden. 

a) Die Schlagwerke. 
1. Die Pochwerke. 

Die Pochwerke entsprechen dem Handmörser. Es sind zertrümmernd 
wirkende Zerkleinerungsmaschinen, bei denen die Zertrümmerungsarbeit 
durch den Fall eines schweren Stempels, des Pochstempels, Schussers 
oder Schießers, gewonnen wird. Es werden Trocken- Ul,d Naßpoch
werke unterschieden. 

Das Fallgewicht eines Pochstempeis schwankt ungefähr zwischen 50 und 
2000 kg, die Fallhöhe zwischen 100 und 700 mm. Im allgemeinen bestimmt 
das Produkt aus dem Fallgewicht (G kg) und der Fallhöhe (h m) die Größe 
der einem einmaligen Stempelfall entsprechenden Stoßenergie : 

A = Gh mkg. 

Zuweilen wird diese durch eine Zusatzarbeit erhöht, die dem Druck verdich· 
teter Luft (pneumatisches Pochwerk von Hughes) oder gespannten Dampfes 
(Pochdampfhammer von Ball) entstammt. In jedem Falle trägt die Reibung 
des fallenden Stempels an den Leitbahnen des Pochwerkgerüstes sowie der 
Luftwiderstand und unter Umständen auch eine ungünstige Unterstützung 
des Pochgutes zur Verminderung der vom Stempel geleisteten Arbeit bei. 

Neben dem Stempelpochwerk waren ehemals auf den Bergwerken 
des Harzes und Erzgebirges auch um eine Achse schwingende Pochhämmer 
in Gebrauch 1. Die wesentlichen Merkmale des Stempelpochwerkes sind 
der in senkrechter Richtung bewegte Pochstempel und der Pochtrog, 
welcher den zu zerkleinernden Werkstoff, das Pochgut, aufnimmt und 
während der Zerkleinerung zusammenhält. Unter den verschiedenen mecha
lIischen Einrichtungen, die zum Anheben des Stempels dienen, wird der Hub
daumen am meisten benutzt. 

1 Gätz8chmann.- Die Aufbereitung. Leipzig 1864, Bd. 1, S. 422ft Nach Rein.
.Japan, Leipzig 1886, Bd. H, H. 53 und 553, werden derartige Hammerpochwerkc 
noch gegenwärtig in Japan, Kleinasien, Armenien und Persien bei dem Zerkleinern von 
~{ineralstoffen Bowip bei dem Hchälen der' Reiskörner benutzt. 
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Die typische Bauart derartiger Dau menpoehwerke zeigt die Abb. 273 
an einem Trockenpochwerk. Der amI einer zylindrischen Eisenstange be
stehende Schaft a des Stempels gleitet in den Führungen bc des Gerüstes d. 
Er trägt am unteren Ende den schweren Pochschuh e und zwischen den 
Führungsstellen den ringförmigen He h I i n g f. Den letzteren un tergreift 
seitlich des Schaftes beim Anhub des 
Stempels ein Heb d a u me n g, der 
lI1it der Antriebwelle h umläuft. Am 
Ende des Anhllbes gibt der Daumen 
den Hebling frei, so daß der Stempel 
durch sein Eigengewicht auf das in 
den Poch trog i eingetragene Poch
gut niederfällt und es zerkleinert. Das 
Pochgut ist hierbei von der meist aus 
l~iller vollen Eisenplatte bestehenden 
Pochsohle unterstützt. Im vorlie
genden Beispiel eines Trockenpoch
werkes ist diese als Gittersohle k, 
(1. h. rostartig durchbrochen, ausge
führt. Die Spaltweite (meist 10 bis 
12 111m) bestimmt die zu erpochende 
Korngröße, indem das genügend zer
kleinerte Gut durch die Spalten in 
den Aus trag l fällt. 

Das in der Pochrolle m aufge
häufte rohe Pochgllt wird dem Poch
trog durch den Rü ttelsch uh n zu
geführt, der bei o derart pendelnd auf
gehangen j,lt, daß er, wenn von dem 
Daumenrad p zurückgezogen und frei
gegeben, durch seine Eigenschwere 
dem Pochtrog zufällt, bis er gegen delI 
Prellklotz q stößt. Die plötzliche Un
terbrechung der Fallhewegung hat das 
Fortschreiten des in der Rinne lagern
den Pochgutes in der Fallrichtung 
zur Folge, so daß es in den Pochtrog 

Abh. 273. Daumen·Pochwerk. 

fließt. Eine Änderung der Neigung des l{üttelschuhes oder der Zahl und 
Größe der Rüttelungen läßt die Zufuhr des rohen Pochgutes mit dem Aus
trag des zerkleinerten Gutes in Übereiwltimlllung bringen. 

Der zylindrische Pochschaft wurde im Verein mit der Kreisform der 
Rehlagfläche eies Pochschuhes erstmalig bei dem sog. Californiapochwerk1 

1 8chwahn: l\Iühlenballkullst 1852, Abt. VI, S. 31; Zeitschr. f.Berg-, Hütten-u. Salinen
wesen 1878, Bd. 26, R 59 u. 1888, Bd. 36, S. 139 (auf Tafel VII gute Zeichnung); Eng!. 
Pat.ent!' ~1". 17.'ifl nllll 2-t. Juni 1857 (R . .1fm-rom) 11. ::\r. 122 vom 7 .• Juni 1858 (W. Stroen •• ). 

17* 
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angewendet (bereits 1844 beschrieben und 1862 VOll J08eph .Moore zu St .. Frau
cisco erstmalig zur ~rzzerkleinerung' benutzt). Der Zweck Heiner Wahl iRt 
die Erzielung einer gleichförmig über die Schlagfläche des Pochschuhes ver

All\,. ZU. StcUlpelantrieL L. Cali· 
fomia·Poehwerk. 

a. 

Allb.27;;-276. Podlsehuhe. 

teilten Abnutzung. Sie wird dadurch erreicht, 
daß während des Stempelhubes das aus der 
Reibung .zwischen Daumen und Hebling her
vorgehende Kräftepaar P - P, Abb. 274 B. 
auch die Drehung des Stempels um seim' 
Längenachse bewirkt. 

Ältere Bauformell des Pochwerkes betützen 
einen vierkantig prismatischen Stempelschaft 
aus Eichen-, Buchell- oder Tannenholz und eill 
ihn führendes Holzgerüst. Sein unteres Endp 
ist nach Abb. 275 mit Eisenreifen a umspannt. 
um ihn beim Eintreiben der Angel b des Poch
schuhes c vor dem Aufreißen zu schützen. Der 
Pochschuhselbst besteht aus Gußeisen und be
sitzt eine quadratische, meist gehärtete (Hart
guß) Schlagbahll. Muß Eisenabrieb vermiede]) 
werden, z. B. in der Porzellanfabrikation , I:j(l 

tritt an die Stelle des Eisens Bronze oder Steill 
(Pochwacken). Die Verbindung des zylindri
schen PochHchnhes mit dem eisernen Schaft er
folgt hei dem Californiapochwerk nach Abb.276 

unter Zwischem;chaltnng eines größerc]) 
Schlagklotzes a .. Hierbei entfällt auf den 
PochHchnh b selbHt nur ein geringes Ge
wicht, so daß er nach eingetretener Ah
nutzung leicht ausgewechselt werden kanll. 
Die Größe der Abnutzung wechselt mit 
der Härte lind FeHtigkeit des Pochgutel' 
und schwankt für 1000 kg deRselben etwlI 
zwischen 1/2 hiH P/2 kg. 

Im allgemeinen beträgt das Gewicht 
a eines Pochstempels etwa !)O bis 300 kg. 

wovon etwa 5 his 60 kg auf den Poch~ 
schuh entfallen. Der Anhub und damit 
auch die Fallhöhe des Stempels wird durch 
die :Fcstigkeit des Pochgutes hestimmt. 
Er beträgt hei sehr festem Pochgut etwa 
300 bis 500 unn, hei mildem Pochgut ]00 
hiR 200 tnm. Zu große Fallhöhe führt leich1 
zur überzerkleineruug des G ntes. Viel
fach werden die Verhältnisse HO gewählt. 
daß 0.1 his O.;llllkg Sehlagarheit auf 1 qc:m 
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der Schlagfläche def! Pochschuhes entfallen. Die Anhubgeschwindigkeit deR 
Stempels schwankt zwischen 300 bis 400 mm in 1 Sekunde, die Hubzahl zwi
~chen 40 bis 60 in der Minute. 

Mit Gittersohle versehene l'roc kenpochwerke finden vielfach bei 
uer Grobzerkleinerung von Mineralstoffen Anwendung. Für die Feinzl'J'
klejnerUllg roher und ge
uämpfter Knochen, Drogen, 
Chemikalien u. dgl. erhält der 
Pochtrog eine volle eiserne 
Sohlplatte und wird zur Ver
hinderung des Verstiiubem; 
von Pochgut nach Abb. 277 so 
ahgedeckt, daß nur der Poch
~tempel in ihn Eintritt findet. 
Die Entleerung des Troges 
erfolgt durch Öffnungen 0 

!leI' Seitenwal1l1, die während 
de~ Pochen~ durch Schieber 
geschlossen sind. Die Bear
beitllllg giftiger Stoffe läßt es 
zweckmäßig erscheinen, den 
abgedecktell Pochtrog noch 

Abb.2i7-271j. Pochtr-öge für Truckenpo<:hwerke. 

mit einem eisernen, leicht abnehm
baren Schutzmantel 1.11 umgehen, 
Ahb.27S. 

Auch im Naß pochwer k, das na
Illentlich der Erzzerkieinerullg dient, 
wird die Pochsohle aus einer Eisen
platte gebildet, die nach erfolgter Ab
Illltzung ausgewechselt werden kann. 
Das AUf!tragen des zerkleinerten Poch
gutes, dessen Korn höchstens die 
Uröße von 1,;) 111m erreicht, 'wird bei 
ihm durch einen Wasserstrom be
wirkt, der den Trog durchfließt. Das 
Wasser (Ladenwasser) tritt in reich
licher Menge (etwa 10 bis 60 I für 
1 Stempel nnd 1 :\Iinute) gleichzeitig 
mit dem Pochgnt in den Trog ein 
. und füllt diesen bis zn einer gewissen 

Abb. :l7\!. i'uchtrog für l'ia.l3pochwerke (Siebsatz) . 

Höhe an, so daß das zerpochte Gut durch den Stempelfall in dem Wasser schwe
bend erhalten wird. Es sondert sich hierbei nach dem Gewicht seiner Teile 
derart, daß die leichtesten und daher auch kleinsten Teile von dem über einen 
Wandausschnitt oder durch einen Wandspalt abfließenden Wasser mit fort
ge>;pült, also aUf!getragen werden. Oder es wird die eine Trogwand nach Abb. 27ll 
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durch ein engmaschiges MetallRieh a gebildet, durch welche;; da;; Was;;c!' 
abfließt und die feinsten Teile durch die Sieblöcher schwemmt. Die dem 
Trog entfließende Pochtrübe wird durch eine der AURtmgRtellc vorgelagerte 
Rinne b abgeleitet. 

In der Regel werden mehrere (hiH zu 10) PochRtempel in ReihensteIlung 
und in einem gemeinsamen Pochtrog zu einem Pochsatz vereinigt und von 
einer gemeinsamen Daumenwelle angetrieben. Der Anhub der einzelnen 
Stempel erfolgt in bestimmter Reihenfolge, wodmch die günstige VcrteihiIlg 
des Pochgutes im Trog und die Förderung des Gutes zur Austragstt'lle be
wirkt wird. 

Unter der Annahme von 73 Y. H. Nutzleistung berechnet Hieh der Arbl'it;;
verbrauch eines Daumenpochwerkes mit z Stempelll VOll je (J kg Fallgewicht , 
h m Fallhöhe und n Schlägen in der }linute zu 

N = 0,0003 Ghz n PS. 

Für Trockenpochwerke mit 13 mm weiter GitterRohlp um} .')0 kg StUll
denleistung eines Poehstempels geben die GruRo nwprke für einpll f-ltelll]wl 
den folgenden Arbeitsyerbrauch an: 

Zerkleinerung roher Knochen . . . S ~c 0,8 P~ 
gedämpfter Knoelll'll S ~,,0,4 " 
von Drogen u. clgl. . X c= 0,2 " 

Nach anderen Quellen beträgt die LeiHtung eines Trockenpocll\\'('rkes 
beim Zerkleinern von mineralischen Stoffen 

auf 0,8 biH 1,5 111m Korngröße 0,021 kg fiir 100 mkg und 1 Stundp 
2 ,. 3 0,032.. .. lOO.. 1 

.. 6 ,,7 0,144.. " 100.. 1 

Beim Naßpochen, das in der Regel nur für Korngrößell zwischen 0,8 
bis 1,3 mm angewendet wird, kanll die Leistung für 100 mkg Schlagarbeit 
in der Stunde zu 0,031 kg geschätzt werden. 

Neben dem Daumenpoch\verk ist eine Reihe anderer Bauarteu illl Lauf 
der Zeit angegeben worden. DieReiben betreffen entweder nur konstruk
tive Änderungen, wie das Pochwerk von Bevington und Courtauld 1, das den 
Daumenantrieb durch Reibungsantrieb erHetzt, oder sip str<,hell die V<'l'größ('
rung der Leistungsfähigkeit an. 

Unter ihnen sind insbesondere zu nennen 
die pneumatischen Pochwerke von Hughes2 , Colvc1'3 ulld Sho1l4 , 

bei denen die Einschaltung eines Luftpuffers in den der Stempelhewegung 
dienenden Kurbelantrieb die Erhöhung der Schlagzahl (bis etwa 140 in der 
Minute) und die Steigerung der Stoßkraft des Stempels hezweckt, und der 
in Nordamerika, insbesondere am Oberen See, für die Zerkleinerung gold
haItiger Quarze vielfach angewendet<-

1 Engl. Pat. Nr. 3089 vom 23. Oktober 1869. 
2 Gätz8chmann: Die Aufbereitung. Leipzig 1872, Bel. 2, ~. 64;). 

3 Engl. Pat. NI'. 3573 vom 24. ~ovemhcr 1868; Z('it~('hr. f. Bcrg-, Hüttel1' 11. ~a
linenwesen 1878, Bd. 26, S. 143. 

4 Engl. Pat. Nr. 2524 ,"om l:l .. Tuli 187.,. 
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Pochda m pfha m mer von BallI, dessen Kennzeichen sind: Anhub 
des Stempels durch den Kolben einer mit Vnter- und Oberdampf arbeiten
den Dampfmaschine, Einschaltung eines Gummipuffers zwischen Stempel 
und Kolbenstange, Drehung des Stempels während der Arbeit, elastische Unter
.'Stützung des· mit Hartgußplatten ausgekleideten Pochtroges durch hohl 
gelagertc Holzbalken. 

Die Hämmer werdcn nach der unten genannten Quelk 2 in den folgemlen 
Größcn ausgeführt: 

Fallgewicht 
Fallhöhe . 
Spielzahl . 
Arbeitsverbrauch 
Leistung (Quarz) 
Wirkungsgrad . . 

b 

300 bis 2000 kg 
500 " 700 mm 

90 " 120 i. d. l\1in. 
3" 30 PS für 1 Stempel 

150 " 180 kg f!ir I PS u. 1 Std. 
0,43 ,. 0,52 

Abb. 280. Stiftendreschmaschine. 

2. Die Dreschmaschinen. 
Technologisch mit dem Pochwerk verwandt sind die Einrichtungen 

ZUIll Entkörnen der Halmfrüchte. Dieselben finden in dem Dreschflegel, 
einer leicht beweglich mit einem Handstock verbundenen Schlagkeule, und 
der zur Stützung des Arbeitsgutes dienenden, aus Lehlll gestampften Te II ne 
ihren einfachsten, für den Handbetrieb bestimmten Vertreter. Die Ausbil
dung des Dreschverfahrens nach der mechanischen Seite führt zu der D re sc h
maschine, deren Leistung zum Flegeldrusch etwa im Verhältnis 2 : I steht. 

Das Schlagwerkzeug der Dreschmaschine ist die DreschtroIllmel (T). 
Bei der Stiftelldreschmaschine, Abb.280, trägt dieselbe am Umfang 

1 Engl. l'at. Nr. 711 vom 25. März 1856; Zeitsehr. f. Berg., Hütten- und Salinen· 
wesen 1878, Bd. 26, S. 144, Tafel III. - Andere Bauarten enthalten die folgenden Eng\. 
Patentc: Bauart Baggs, Nr. 13939 vom 29. Januar 1852; Bauart BramweIl & Baggs, 
~r. 102 vom 14. Januar 1853; Bauart Reeves, Nr. 1060 vom 2. Mai 1853; Bauart Morrison, 
~r. 1843 vom 6. August 1853; Bauart Donald & Atkey, Nr. 1302 vom 15. ~Iai 1871. 

2 Zf'itschr. f. Berg., Hütten· u. Salinenwescll 1871\, Bd. 26, S. 149. 
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J'eihenweise angeordnete Schlagstifte a, die während des raschen Trommel
umlaufes zwischen feststehenden Stiftreihen b hindurchstreichen und hierbei 
oie Körner von ·den auf dem Tisch c ihnen zugeschobenen Ähren ablösen. 

Bei der Schlagleistendreschmaschine, Abb. 281,282, streifen der 
Trommellänge folgende verzahnte Leisten a die Körner von den Getreide
halmen ab, während diese von einem Rost b gestützt und in der Vorwärts
bewegung gehenlJut werden. Das von den Körnern befreite Stroh wird mitteh; 
pines Strohschüttlers S aus der Maschine entfernt. Nach Abb. 280 besteht 
dieser aus nebeneinander liegenden, mit SperrverzahnUlJg versehenen 
Stäben d, die von der Pendclstütze e getragen und durch die Kurbelgetriebe I 

6etre/de -
.5c/llagleüle 

Korner 
Abb. :!SI - :!H2. SclJlagleisten·DresclJmaschine. 

in Schwingung versetzt werden. Nach Abb. 281 bildet den Strohschüttll'J' 
l,ine Reihe gleichgerichtet umlaufender DreieckwalzeIl c, deren vorspringende:' 
Ziihne das Stroh allmählich weiterschieben. 

Während bei der für kleine Verhältnisse bfstillllllten Stiftendresch
lI1aschine die Zuschiebung oer Halme zur Dreschtrommel stets von Hand 
Nfolgt, dient bei den großen Schlagleistenmaschinen häufig eine mechanülche:' 
Speiseeinrichtung, nach Abb. 281 z. B. ein Fördertuch cl, zur Zuführung des 
I>reschgutes und sichert eine f:lchutzsehwinge e die das Gut vorlegende 
Bedienung vor Verletzungen. 

Die Trommel der Schlagleistelllireschmaschinen hat ,-)00 bis ;,):,)0 mlll 
Durchmesser, :iOO bis 1::->00 mlll Länge und macht 800 bis 1200 UmdrehungeIl 
in der Minute. Dem entsprechen etwa 20 bis 30 m Umfangsgeschwindigkeit 
in der Sekunde und etwa 70 Schläge für jeden Halm. Nach Versuchen Hal'
tig8 schwankt die Leistung zwisehpll 1400 bis 6700 kg Körner oder 4ßOO 
bis 22 nnn kg Ga rhpll. 
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b) Die Scbleuderwerke. 
Übensteigt die lebendige Kraft eines in freier Bewegung befindliehell 

Werkstückes den zur Überwindung seiner Festigkeit erforderlichen Arbeits
aufwand, so tritt beim Anprall des Werkstückes an ein Widerlager von ge
nügender Festigk€it die Zertrümmerung oder das Zerschellen des Werk
stückes ein. Den Versuchen von Kick zufolge (siehe S. 248) würde z. B. 
die Zertrümmerung einer Gußeisenkugel von 1 kg Gewicht eine Aufschlag
geschwindigkeit von mehr als 

1"2-. 9,81 ·200 = 62 lIl/Sek. , 
die einer gleichschwercn Quarz
kugel eine solche von mehr denn 

V2: 9,8-1 ~O- = 28 miSek. 

erfordern. Derartige Aufschlag-
geschwindigkeiten durch den freien !!!!"!~~-~-.,..II 11111.,--_____ '" 
Herabfall des Werkstückes her
vorzurufen, scheitert an der Un; 
z.weckmäßigkeit der hierfür erfor
tIerlichen technischen Mittel ebenso 
wie der VerslIch des Amerikaners 
Shrapnel, des Sohnes des Erfinden; 
(Ier Schrapnclgeschosse, goldhaltige 
Quarze dmch Schießen gegen eine 
40 111m dicke Schmiedeeisen platte 
zu zerkleinern 1. Ebenso konnte 
tier aus dem Jahre 1864 stam
Illende Versuch Lyster de Lacys, 
tIas Werfen tIes Zerkleillerungs
gutes .gegen eine starre Wand 
durch Dampf oder Luft von 
jO At~ Spannung bewirken zu Iassen,nicht von Erfolg begleitet sein2 . 

Das Verdienst, das Verfahren des Zerschellens durch die Konstruktion 
einer auf der Benutzung der Zentrifugalkraft beruhenden Zerkleinerungs
maschine für die Erzaufbereitung technisch nutzbar gemacht zu haben, 
dürfte W . Stanford3 gebühren. In Dentschland wurde eine derartige Maschine 
unter dem Namen der Rittingerschen Schleudermühle bekannt4 • Diese 
"Schleudermühle" enthielt in einem gußeisernen Gehäuse eine wagerecht. 
liegende, mit 800 bis 1000 Drehungen in der ~\,[inute umlaufende kreisförmige 

1 Eng!. Pat. Nr. 14 :l:36 vom 23. Oktobpr 1852; auch Ding!. polyt. Journ. 1853, 
Hd. 128, ~. 410. 

2 Abstr. of specif. of Patents (Victoria), ~. 54. 
3 Die Maschine wurde unter Nr. 329/416 am 27. Dezember 1860 in Victoria paten. 

tiert; zwei weitere Bauarten von A. Coltvrellx bzw. A. Fillon siehe Eng!. Pat. Nr. 2029 
vom 15. Juli 1862 unu Abstr. of specif. of Patents (Vietoria), S. 36. 

4 Ri/lil/(Jer_· Lphrbllch d<'r AufbercitullgBkulldp. 1867,:--. :'i(i. 
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Schlellderscheibe, der das Arbeitsgut in der Mitte zugeführt wurde. Auf der 
Scheibe in radialer Richtung angeordnete Leisten übertrugen die Bewegung 
auf das Arbeitsgut, ·so daß dieses durch die Schleuderkraft nach dem Rand der 
Scheibe geführt und hier gegen den verzahnten zylindrischen Gehäuseteil 
abgeworfen wurde. Bei 800 nun Scheibendurchmesser, also 33 bis 45 m 
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe, wurden in der Stunde 0,3 cbm 6 mm 
großer Bleierzgraupen auf Mehl von 1,5 mm Korngröße mit einem Arbeits

a 

aufwand von .') PS zerkleinert. 
In der neueren Zeit ist di€se 

Schleudermühle durch Vapart l 

weiter ausgebildet worden. Wie 
Abb. 28:3 ersehen läßt, sind bei df'r 
neuen Anordnung mehrere gleich
artige, kreisförmige Wurfscheibe 11 

al bis aaan einer senkrechten Achse 
übereinanrlf'r angeordnet, so daß 
das bei b eingetragene und bei edle 
Masehinp verlassende Zerkleine
rungsgut dne wiederholte Bear· 

""".,I] .. -----f------~~::'Z beitungerfährt. Der Durchmesser 

AbI.>. 284. Schlagkreuzmühle. 

der Wurfscheiben schwankt zwi
schen 350 bis I SOO mm, ihre Um
fangsgeschwindigkcit, je nach der 

:Festigkeit des Gutes, zwischen 30 his 50 m/Sek. Wie bei allen stoßend 
wirkenden Maschinen, ist auch hier der Wirkungsgrad gering; er dürfte etwa 
0,4 bis 0,5 betragen. Der Arbeitsverbrauch wird fii.r die Zerkleinerung· 
mittelfester Werkstoffe zu 8 bis 15 PS angegeben. Die Leistung sehwankt mit 
der Festigkeit und Korngröße df's Arbeitsgutcf'. Sic beträgt beispielsweise 
bei einer Maschine mit drei Scheiben von 1300 llllll Durchmesser für 

hartgebrannte Zemcntklinker auf 4 bis 5 mm Korn 
" " Feinmehl . 

fp\wrfestl' Zil'gel auf 3 bis 4 mm Korn . . . 
" Feinmehl 

3000 bis 4000kgjStd. 
1000 ,. 2000 
:1000 " -lOOO 
2;)00 " :\000 

t) Die Schlag- und Schleuclt'J'w(·J'kt'. 
Die Schlagkreuzmühle. 

Der baulich einfachstn Vertreter der Schlag- und Sehlcllllerwerke Ült die 
im Jahre 187S yon H. Cm"ier in London angegebenc Schlagkreuzmühle2 • 

Dieselbe ist insbesondere für die Verarbeitung zäher Werkstoffe von mitt· 
lcrer :Festigkeit geeignct, wie Asphalt, Chcmikalien, :Farbhölzer, Knochen, 
Klauen, Hörner, Rinden, Gerbstoffe, Salz u. dgl., die in Stücken bis zu dop
]leIter Faustgröße aufgegeben und auf Grieß- odcr Mchlfeinheit zerkleinert 
werden könncn. Als Trciber oder Schläger dient nach Abb. 284 ein sechH-

1 Armengaud: Pub!. industr. Vol. 27, PI. 5, p. 40; l,'h/aud: Praktischl'r :\ra~chinl'n· 
konstruktpur 1878, ~. ])2; Zl'itsehr. d. Ver. dl'utHCh. Jug. 1880, ~. )II\. 

2 Engl. Pat. Xr. 1817 YOIll 15. Mai 1875. 
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armiges Schlagkreuz a aus Flachstahlstäben,' das von einer horizontalen 
Welle getragen wird und innerhalb eines geschlossenen Gehäuses b rasch 
umläuft. Die aus Hartgnß bestehende Gehäusewand ist im Innern verzahnt 
lind unterhalb der Schläger als Rost c ausgebildet, der entweder aus einzelnen 
Hartstahlstäben oder aus geschlitzten Blechen besteht und auswechselbar 
ist. Die Zuführung des Schleudergutes erfolgt durch einen an der seitlichen 
Gehäusewand in der Nähe der Schlägerachse und unterhalb dieser befindlichen 
Einlauf d, so daß es von den Schlägern erfaßt, im Innern der Mühle herUl~
gpworfpl1 lind zerschlagen bzw. zerschellt wird. Bei 400 bis 1200 111m innerem 

I?ohgut 

Abb. 280. Schleudermühle nach Carr. 

Gehäusedurchmesser, 100 bis 190 IIIIll Gehäusebreite und 2400 bis 1300 
Umdrehungen des Schlagkreuzes in der Minute schwankt dic Betriebsarbeit 
7.wischen 2 bis 4 bzw. 14 bis 16 PS. 

DI'J' Dl·sint.egJ'atoJ'. 
Der Desintegrator, in neuerer Zeit auch Schlagstiftmaschine genannt. 

wurde im Jahre 1859 von Tlwrnas Carr in Bristol erfunden!. Seine anfäng
liche Bauart, die Abb. 285 A vorführt, hat sich bis zur Gegenwart erhalten. 
Sie ist durch mehrere, meist vier, konzentrisch ineinander liegende Schläger
reihen oder Schlagkörbe a1 bis a4 gekennzeichnet, die nach verschiedenen 
Richtungen rasch um eine gemeinsame, wagerecht gelagerte Achse umlaufen 
und denen das Schleudergut in der Nähe der Achse bei e zugeführt wird. 
Zylindrische Stahlstäbe b von 20 bis 35 mm Dicke und 150 bis 300 mm Länge 
bilden die Schläger. Sie stehen senkrecht auf zwei eisernen Scheiben ca, 
deren Drehachsen entweder, wie dargestellt, gleichgerichtet hinterpinaJider 

1 Eng!. PuL NI'. 778 vom 2!l. "Tiin 18;")!1. 
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liegen oder von denen die eine als Hohlachse ausgebildet ist und die andere 
umhüllt!. Die Scheiben werden von einer gemeinsamen Antriebwelle aus 
durch offenen (11) und gekreuzten (x) Riemen, also in entgegengesetzten 
Richtungen, all getrieben (Abb. 283 B). Der, von innen gerechnet, l. und 3. 
Schlagkorb gehört der einen, der 2. und 4. der anderen Scheibe an. Die be
nachbarten Schlagkörbe haben daher entgegengesetzte Umlaufrichtung, und 
es nimmt bei gleicher Drehzahl der beiden Scheiben die Umfangsgeschwindig
keit' der Körbe und damit auch die Zahl der Schläge gegen das in ihren Bereich 
tretende Arbeitsgut von innen nach außen zu. Bei 676 mm Durehmesser 
des innersten und 1200 mm Durchmesser des äußersten Schlagkorbes und 
23 bzw. 34 Schlagstäben in den beiden Körben wächst beispielsweise für 
:J30 Scheibendrehungen in der Minute 

die Umfangsgeschwindigkeit der Körbe von 12 auf 22 mjSek., 
die Zahl der Schläge eines Stabes von 134 auf 198 in 1 Sekunde. 
Das in den Bereich der Schlagkörbe bei e eintretende Gut wird in der 

Schwebe von den Schlägern getroffen und zertrümmert, die Trümmer aber 
in den Bereich des folgenden Korbes geschleudert, fO daß sie an dessen ihnen 
entgfgellkomm€Eden Schlägern zerschellen m:d f!chIießlich zu mehr oder 
weniger feinem Pulver zerkleinert deI;. letzten Schlagkorb verlassen. 

Der fortschreitenden Zerkleinerurg des ArbEihgutes entsprechend 
nimmt in den ullfeiIHu:der folgenden Schlagkörben die Dicke der Schlagstäbe 
nach außen hin ab, w daß der das rohe großstückige Gut aufnehmende innerste 
Korb die dicksten und daher widerstandsfähigsten Schläger trägt. Die Schlag
körbe sind von einem GEhäuse ulllschlossen, das bei e die Eintrag-, bei I die 
Austragöffnung enthält. nie Zufiihrlmg des Schleudergutes vermittelt die 
Speisewalze y. 

Der Desintegrator eignet sich infolge seines hohen Arbeitsverbrauches 
"ornehmlich zur Zerkleinerung wenig fester Werkstoffe, wie Kohlenklein, 
Kreide, Farben, gebrannten Gips und Kalk, mineralischer Düngestoffe (Super
phosphat), Salz, Zucker, Ölkuchen, Gerbstoffe, Wurzeln, Rinden, Palmkerne 
usw., besitzt bei diesen aber eine große Leistungsfähigkeit. Die Gruson
werke geben für Desiütegratorcn von 800 bis 2000 mm Dutchmesser des 
größten Schlagkorbes und 800 bis 320 minutlichen Umdrehungen den Arbeits
verbrauch zu ibis 2;) PS und die Stundenleistung zu 3000 bis 12000 kg an. 

Nach Pe.rnolet verhält f'ich bei der Zerkleinerung von Kohle der Arbeits
verbrauch dcs Desilltegrators zu dem einer Walzenquetsche (s. d.) von gleiche .. 
Leistung etwa wie :J : I. . 

Um den Desintegrator auch für die Getreidemehlerzeugung brauchbar 
zu machen, schlug Carr2 vor, das Gehäuse während des Betriebes zu entluften 
lind damit die Fall-. und Wurfbewegung des spezifisch leichten Arbeitsgutes 
zu erleichtern lind körniges Mehl zu erhalten. Später, nach 1878, erhielt das 

1 Eng!. Pat. Xr. :12:!5 "0111 22. Oktober 1868; ZPichnungen ausgefiihrter Desint!'
gratorcn sif'hp Praktischer Mas('hinenkonstrukteur 1875, H. 242. 

2 Eng!. Pat. Xr. 1895 VOIII 5 .• Juli 1870; Nr. 2149 vom 2. August 187011. Nr. 2334 
von 4. I'l'ptpmhpr lR71; fprnpr Polyt. Cl'ntrl11hlatt. 1871. H. 750. 
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Verfahren durch den "Dismembrator" der Hamburger Firma Nagel & 
Kaempl praktischen Wert. 

In neuerer Zeit ist der Desintegrator dadurch vereinfacht worden, daß 
nur ein Teil der Schläger von einer umlaufenden Scheibe getragen wird, der 
andere Teil ist an dem die Scheibe umgebenden Gehäuse befestigt. Zu diesen 
Bauarten gehören u. a. die "Schlagstiftmaschine" der Firma Friedrich 
Krupp.A.-G. Grusonwerk in Magdeburg sowie die "Perplexmühle" der 
Alpinen Maschinenfabrik G. m. b. H. zu Augsburg, die sich für dic 
Zerkleinerung der mannigfachsten Werkstoffe geeignet erweisen. 

Die "Perplexmühle" besitzt nur eine Schlagscheibe. Auf dieser sind in 
konzentrischer Anordnung drei Gruppen kantiger Schlagstäbe festgenietet, 
die mit anderen kantigen oder ringförmig gestalteten stählernen Zapfen an 
der aufklappbaren vorderen Stirnwand des Gehäuses zusammen arpeiten. 
Auswechselbare Siebeinlagen, welche die Schleuderscheibe umgeben, bestim
men den zu erzielenden Feinheitsgrad des Gutes. 

Der Maschine wird eine vielseitige Verwendbarkeit und große Dauer 
zugesprochen. Sie nimmt Stücke bis Eigröße auf und zerkleinert sie bei ein
maligem Durchgang bis zur Mehlfeinheit. Für Gerbstoffzerkleinerung wird 
Rie beispielsweise in vier Größen geb~ut lind für dirse die Leistung und der 
Arbeitsverbrauch wie folgt angegeben: 

Größe der Maschine' 3 
I 

LpistUllg in kg/Std. { 
Eichenrilldl' . 150 :350 600 1000 
Fichtenrinde 200 500 800 1200 
spröde Gerbstoffl' a50 600 1000 1500 

Arbeitsvl'rbraueh in PR 5 6 his S !) his 11 12 bis 16 

d) Die Bl'eehwerke. 
Dem Gattungsbegriff Brechwerk pflegt man diejenigen Bauarten von 

Zerkleinerungsmaschinen unterzuordnen, die das Zerteilen von Werkstücken 
spröder Beschaffenheit in Teilstücke von an sich zwar unbestimmter,' aber 
doch annähernd gleicher Größe bezwpcken llnd hierbei eine erhebliche Grus
bildllng ausschließen. Dieser Forderung wird nach dem Früheren am besten 
durch solche Kraftwirkungen entsprochen, die sich so allmählich über die 
ganze Masse des Werkstücks verbreiten, daß dessen Zerfall durch die Stellen 
geringster Festigkeit vorgezeichnet wird. Im allgemeinen sind es Druckbe
allspruchungen, die hierbei in Frage kOlllmell. Dabei geht die Zertrümmerung 
des Werkstückes von den Angriffspunkten der Druckkräfte ltuS, also von den 
Stellen, an denen die die Kräfte übNtragenden Werkzeuge mit dem Werk
stück in Berührung treten. 

An diesen Stellen bilden sich die bekannten Druckkegel aus, welche durch 
Keilwirkung . die drückende Kraft auf die benachbart liegenden Teile des 
Werkstückes verteilen. Die Vervielfachullg der Berührllngspunkte ist geeignet, 

1 IlH.P. NI'. 2a25 vom 9. Oktober 1877.11. Kr. 4941 vom 4. Augllst 1878. 
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die gleichzeitig, an diesen auftretenden Druckkegel so zu vermehren, daß dip 
Zertrümmerung' des Werkstückes in vorausbestimmter Weise erfolgt. 

Rücken die benachbarten DruckstelIen weiter auseinander und werden 
:sie so angeordnet, daß die Ausübung des Druckes die Beanspruchung des 
\Verkstückes auf Biegung und Zerbrechen zur Folge hat, so ist die Größe der 
Teilstücke durch den gegenseitigen Abstand der DruckstelIen bestimmt. 
Dies ist u. a. bei den Masselbrecherll der Eisengießereien der Fall, die zum 
Zerteilen der Roheisenbarren in 200 bis 300 mm lange, für das Beschicken 
der Kupolöfen geeignete Stücke dienell. Die Abo. 286 zeigt einen solchen 
Brecher der Badischen.Maschinenfabrik in Durlach. Der Eisenbarrell a 

.\bb. 286. Mas8elbrecher 

liegt zwischen den heiden\ Stiitzen bc und wird durch den in einer Minute 
25 mal auf und ab steigenden Druckstempel d bei jedem Niedergang~bis zum 
Bruch belastet. Der Vorschub des Barrens erfolgt während des Stempel
aufganges. Andere Eisenbrechmaschinen arbeiten mit hydraulischem Druck, 
so die von M. Has8el, die bei 7.> 000 kg Pre>,sendruck in der Stunde 3000 bis 
4000 kg gebrochenes Roheisen liefern. 

Die Drllckwerkzeuge der Backen-, Walzen-, Kegel- und SchraubelI
brecher besitzen entweder ebene oder gekrümmte Arbeitsflächen. Meist sind 
diese mit Riffeln oder Verzahnllngen ausgestattet, die das Erfassen des Arbeits
gutes erleichtern und sichern und den Arbeitsdruck auf eine Anzahl einzelne 
DruckstelIen verteilen. Die Gestalt und Feinheit der Riffehmg jRt durch die 
Härtc und Festigkeit des Werkzeugstoffes, meist Hartguß oder Stahl, durch 

1 Vt'rhanul. U. Ver. z. Befüru. d. Gl/werhefleißcsin Pn'ußell 1892, S. 242. 
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die FEstigkeit des Zerkleillcrungsgutes und durch den Zweck der Zerkleine
rung, insbesondere die Stiickgröße vor und nach dem Zerkleinern, bestimmt. 

Die Backenbrecher . 
. Für die Grobzerkleinerung der verschiedensten Werkstoffe, selbst der 

festesten, wie Schmirgel, Basalt, Granit u. a., kommt die von dem Amerikaner 
Blakel im Jahre 18;")8 nfundena, Backen- oder Steinbrecher, auch Backen
quetsche benannte Zerkleinerungsmaschine in erster Linie in Betracht. 
Die von dem Gel!annten angegebene Baualt der Maschine ist infolge ihrEr 
großen, .mit den einfachsten mechanischen Mitteln erreichten Leistungs-

Ahb. 287. Baekenbrecher. 

fähigkeit auch gegenwärtig noch am meisten in Gebrauch, obgleich im Laufe 
der Zeit eine erhebliche Anzahl abweichender Bauarten entstanden sind 
und noch entstehen. 

Nach der Abb. 287 ist für den Backenbrecher von Blake und für viele 
seiner Abarten ein keilförmiges Brechmaul a kennzeichnend, das zwei Druck
oder Brechbacken be begrenzen, von denen der eine (e) um die am oberen 
Backenende liegende, wagerechte Achse d mittels eines Kniehebelgetriebes 
el g in Schwingung versetzt wird. In den sich nach oben erweiternden Brech
raum können Werkstücke bis Kopfgröße eingetragen werden. Beim Schwingen 
des Brechbackens werden diese zerkleinert, und es sinken die Teilstücke im 
Brechmaul abwärts, bis sie es nach dem Erreichen der gefordetten Korngröße 
am unteren Ende' verlassen. 

Um Haufwerke verschiedener Korngröße zu gewinnen, kann die untere 
ÖffnullgswEite des Brechmaules mit Hilfe eines Stellkeiles h verändert werden. 

1 Eng!. Pat. Nr. 1346 vom 14 .. Tuni 1858. 
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Zwischen diesen Stellkeil und den beweglichen Backen c ist der aus zwei 
Platten t g bestehende Kniehebel eingeHchaltet, in de!'sen Knie die "Lenkstange e 
eines Kurbelgetriebes angreift, 1'0 daß er bei jedem Kurbelumlauf einmal 
gestreckt wird. Die Feder i hält den Backen, den Hebel und den am Maschincn
rahmen gestützten Stellkeil im Kraftschluß und bewirkt beim DurchknickeIl 
des Kniehebels die Erweiterung des Brechmaules. Als Arbeitsspeieher dienen 
zwei auf der Kurbelwelle sitzende schwere. Schwungräder k, deren Massen
energie die Wirkung des Kniehebels beim Auftreten besonders großer Bruch
widerstände unterstützt. 

Das Kniehe belgetrie bc vermag innerhalb der Festigkeitsgrenzen seiner 
Bauglieder beliebig große Pressungen auf die Brechbacken auszuüben 1. Da
mit diese auf das zwischengelagerte Brechgut übertragen ;werden, muß der 
Keilwinkel 2 IX, Abb. 2~i , den die Backen einschließen , c}N BE:'dingung 

tgcx < er 2) 

enü;prechen, wenn er den für die Berührung zwischen Brechgut und Brech
backen geltenden Reibungswert bedeutet. Für rr = 0,22 folgt hieraus di(' 
übliche Winkelgröße 

2cx <: 25 C • 

Das rahmenartige GeHtelhier BackenbrechE:'J' wird aus Eisen ouer ~tahl 
gegossen oder, um die Bruchsicherheit zu erhöhen, aus gewalzten ~tahlplattell 
zusammengefügt. Meist ruht es mittels Füßen auf einem gemauerten Funda
ment; zuweilen wird €s auf Rädern fahrbar angeordnet, um die überführung 
des Brechers an verschiedene BetrieJ:>sorte zu erleichtern. 

Die Brechbacken werden in der Regel ans Hartguß hergestellt und aus
wechselbar gemacht,pamit folie na('h erfolgter AhnntzlIllg leicht durch neue 
ersetzt werden können. 

.\hb. ~~. 

Abb. ~H. 

P' 1 Aus beiHtehender Ab· 
o bildung 288 folgt zwischen 

~~--..... der Lenk~tangenkraft P und 
den Druekkräftt'1I lJ dip Be· 

und 

D P'ClJR(OO-x) P'8inx .~ ~ tg.t'. 

für ,I' = 00° (g<,Rtreckte Hl'bpllage). 
also [) ~. IX . 

"-Nach Abb. 280 liefcrt die 
zwischen dem Brl'chgut G und den 
Hack('n B auftrdendc DruckspalI' 
nung S dip zur Backenoberflächl' 
senkrechte Druckkraft N = S eosC\ 
sowie die in der Richtung der Backen· 
oberfläch(' auf dal'o Br<,chgut wirkend!· 
:-lehubkraftMc=Ssil1a. Fiird<'nlki

hungswert" wird die letztPfl' aufgl'hol)('lI, abo da;; Hreehguti m llrechmaul f('Htgehalt!'n, W<'1111 
S~illa <Seo~~ "1 'od<,\' tga < 'I ist. 
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Guter Hartguß vereinigt mit. großer Härte und Festigkeit der Arbeits 
fläche große Festigkeit und 'Zähigkeit der Rücklage dieser. Beides wird er
reicht durch geeignete Wahl des Kohlenstoffgehaltes und der Abkühlungs
verhältnisse sowie einen allmählichen Übergang des die harte Deckschicht 
bildenden Weißeisens in das Graueisen der Unterlage l . 

Die Brechbacken, Abb. 290 Abis D, erhalten für das Brechen wenig festen 
Brechgutes, wie Koks, Kohle, Gips, Steinsalz, Ton u. dgl., und für die Er
zielung kleinen Kornes (etwa 10 mm) glatte ebene Arbeitsflächen (B).Für 
mittelhartes Brechgut und Korngrößen von 5 bis 40 mm erhalten sie zweck
mäßig eine der Backenlänge folgende scharfkantige Riffelung (0) von 10 bis 
82 mm Teilung, für die härtesten Stoffe werden die Riffeln bei 45 bis 105 mm 
Teilung abgerundet (D), wodurch die Gebrauchsdauer, allerdings auf Kosten 
der Gleichförmigkeit der Korngröße des gewonnenen Haufwerks, verlängert 
wird. Der Mannigfaltigkeit der Verwendung genügt 
die Brechbackenfabrikation mit Hunderten von 
Modellen verschiedenster Form und Größe. 

Besondere Bedeutung erlangt die Wahl der 
Riffelung dann, wenn die Zerkleinerung des Brech.
gutes auf die Gewinnung form- und größengleicher 
Teilstücke abzielt. So fordert z. B. die Beschotterung 
der Straßen einen würfelförmigen Steinschlag von 
40 bis 80 mm Seite, der durch Handschlag zu etwa 
80 v. H. aus dem Rohgestein (Basalt) erhalten wird, 
während 12 bzw. 8 v. H. auf Grus und Splitter bzw. 
Mehl und Staub entfallen. Diesem vermochte ein 
Blakescher Brecher nur insoweit zu genügen, als er 
18,5 v. H. guten brauchbaren Schotter lieferte ; es 
konnten jedoch durch Nachschlagen mit der Hand 

,- -

A 

[-

~o 
Abb.290. 

aus dem übrigen Haufwerk noch etwa 60 v. H. gewonnen werden. Für Quarz
gesteine wird die Ersparnis bei mechanischer Zerkleinerung auf etwa 30 bis 
50 v. H. gegenüber dem Handschlag geschätzt!. 

Über die Leistung und den Arbeitsverbrauch des Backenbrechers von 
Blake hat E. Hartig Versuche auf der Grube Churprinz bei Freiberg i. S. 
angestellt. Untersucht wurden ein Grobbrecher und ein Feinbrecher mit 

420 mm Backenbreite, 
45 bzw. 10 mm unterer MauIweite, 
180 bzw. 200 Spielen in 1 Minute, 

~ = 5 bzw. 48 = 4 Zerkleinerungsgrad. 
40 12 

Der Grobbrecher erforderte 
im Leergang No = 1,13 PS Betriebsarbeit, 
im Arbeitsgang N = 4,25 PS bzw. 3,52 PS bzw. 3,04 PS, 

1 J. v. Schütz .. Der Hartguß und seine zunehmende &deutung in der Eisenindustrie. 
Zeitschr. ci. Ver. deutsch. Ing. 1878, S. 298. 

2 Der Steinbruch 1911, S. 13. 
Fischer, Scheiden, Misehen, Zerkleinern. 18 
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bei Stl1ndenleistungeri. von bzw. 

~ = 5 t reinen Quarz, 
6 t reinen Flußspat, 
6,5 t verwachsenes Gemenge von Flußspat, Gneis und Bleiglanz, 

HO daß im Mittel betrug 

der Wirkungsgrad fl = 0,67, 
die Leistung für l' PS und 1 Stunde L. = 1,7 t. 

Für den Fein brecher wurde ermittelt No = 0,94 PS, N = 2,28 Ps. 
bei 2 tjSt. reinen Quarz, daher ,u= 0,59, L. = 0,9 t für 1 PS und 1 Stunde. 

Von anderer Seite wird die Brecherleistung angegeben bei der Zerkleine
rung von Kalkstein 

auf 40 bis 45 mm Korngröße zu L = 10 bis 12'tjSt. 

" 25 " 26 " " L = 5 " 

Nach Angabe der Gesellschaft für Pflasterstein - Man ufak tur 
und Straßenpflasterung in Berbersdorf i. S. können mit einem Paur 
Hartgußbrechbacken bis zu ihrer völligen Abnutzung etwa 700 bis 800 cbm 
des härtesten feinkörnigen Granits zu Klarschlag zerkleinert werden. Dip 
Chemische Fabrik Griesheim bei Frankfurt a. M. zerkleinert mit einem 
Brechbackenpaar bis zu 5800 t Schwefelkies auf 50 mm Korngröße. 

Von dem Blakeschen Brecher abweichende Bauarten streben teils nur 
eine Änderung des zur Druckerzeugung dienenden Getriebes an, ,,,ie die 
R1Uarten von Pope, Dudley, Archer, .Iones, Goodman, Marsden, Ball, Smith, 
.Johnson u. a. 1 , teils gehen sie darauf aus, auch die Rückschwingung des 
Backens für die Brecharbeit nutzbar zu machen. In den meisten Fällen wird 
das letztere ,durch Verlegen der Schwingungsachse in die Mitte der Backen
länge erreicht, z. B. bei' den Brechern von Archer, Chambers, Smith und 
Roberts2 • Endlich würden die Bauarten Erwähnung verdienen, die die Ver
einigung von Vor- und Feinbrecher in einer Maschine bezwecken und unter 
denen wegen ihrer Einfachheit und weil sie sich in der Gegenwart noch viel
facher Verwendung erfreut, die Bauart von Marsden3 in Leeds besonders 
zu nennen ist. Bei ihr ist der Zweck durch eine Abstufung der Brechbacken 
ll1 der Höhenrichtung erreicht4. 

1 Siehe der Reihe nach die Engl. Patente Nr. 2705 vom 31. Oktober 1863; Nr. 1028 
vom 11. April 1866 u. Nr. 2739 vom 7. August 1874; Nr. 3038 vom 6. Dezember 1864; 
Nr. 241 vom 24. Januar 1866; Nr. 2913 vom 13. November 1865; Nr. 649 vom 1. l\1ärz 
1872 u. Nr. 1937 vom 4. Juni 1874; Nr. 3030 vom 16. September 1873; Nr. 23 vom 
2. Januar 1873; Nr. 3769 vom 31. Oktober 1874. 

2 Engl. Pat. Nr. 2092 vom 17. Juli 1867; Nr. 2669 vom 25. Oktober 1861; Nr. i84 
vom 29. März 1864. 

3 Engl. Pat. 'Nr. 2717 vom 31. Juli 1875. 
4 Verschiedene zur Anwendung gekommene Bauarten von Backenbrechern fim\(on 

Hieh TI. a. zusammengestellt in Rittingers Lehrbuch der Aufbereitungskunde und in 
Armengaud: Publieation industr. Vol. 16, Tfl. 7; Vol. 23. Tfl. 42; Vol. 32, Tfl. 31. 
Der neuesten Zeit entstammende Anordnungen siehe Steinbruch 1917, S.242ff. 
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Die Walzenbrecher. 

AIs Brechwerkzeuge dienen bei den Walzenbrechern paarweise zusammen
arbeitende zylindrische Brechwalzen a und b, Abb. 291, die sich mit gleicher 
Umfangsgeschwindigkeit gegeneinander drehen und hierbei das in den Walzen
schluck eingetragene Brechgut c einziehen und in Teilstücke zerlegen. Der 
Einzug des Gutes ist an die Bedingung tg IX < T geknüpft, die bereits für 
den Backen brecher gefunden wurde, wenn lp den Reibungswert zwischen 
Brechgut und Walzenmantel und IX den halben Winkel bezeichnet, den die 
Tangenten an den Auflagerpunkten einschließen. Bezeichnet ferner. r den 
Walzenhalbmesser, d und d1 die Anfangs- bzw. Endgröße des Brechgutes, 

also Y. = .;; den Zerkleinerungsgrad, so folgt nach der aus der Abbildung zu 

entnehmenden Beziehung I 

(r + {) cos IX = r + ~ 
und nach entsprechender Um 
formung der Näherungswert 

r> 
d - d1 

oder 

Allh.291. 

- d) d 
1 Aus (r +2 cos IX = r + { folgt 

r (1 - co~ IX) = ~ (d c<i~ IX - dl ) oder da 

cos lX = - auch 
11 + tg:i-;' 

d - d1 ~ 1 + tg2 IX r = . . - . . 
2 JfI~- t~2IX· - 1 

und mit Rücksicht auf tgIX < <f' 

(
- '(~ ,/4 _ .. . -- .)-

21+ - + ... - 1 
.~ R 

mithin ang('nähert 

od('r 1 ( d1 ) r> -_. d 1- .' 
,/2 d . 

18* 
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Für den bei Walzenbrechern üblichen Tangenten'\\inkel 2 IX = 34 0 er
gibt sich cp = 0,31 und damit für glatte Walzenmäntel 

r> lOd( 1 - D und d < (r 1 \ 
10 1 -- ,;) 

Durch Riffelung oder Verzahnung kann die Einzugfähigkeit nach Bedarf 
gesteigert werden. Glatte Walzen finden vornehmlich bei der Zerkleinerung 
festen und spröden Brechgutes Anwendung und dienen der Erzeugung VOll 

Schrot (4 bis 5 mm Korn) oder grießigem Mehl (0,25 bis 1 mm Korn) aUH 
Haufwerken bis zu 60 bis 70 mm Stückgröße. Verzahnte Walzen werden 
bei der Zerkleinerung von Brechgut mittlerer und geringer Festigkeit zu groh
körnigen Haufwerken benutzt. 

Die Abhängigkeit des Walzendurchmessers von dem Zerkleinerungsgrad 
bedingt bei großstückigen Haufwerken die Verteilung der Zerkleinerungs-

~ 
arbeit auf mehrere Walzl\'erke, die dann als 
Vor-, Mittel- und Feinbrecher unterschieden 
werden. Man ordnet hierbei die einzelnen 
Brecher zweckmäßig nach Ahb. 292 so über-

1~~ einander an, daß das grobzerkleinerte Gut 
~ ~ n'ach Abscheidung des GruHes dem folgenden 

t:::: feineren Brecher ullmittelbar zufließt. Bei-

~f~~ spielsweÜlewürdeawlStufen "on 32 bis 64mm 
_~~ liefern der Grobbrecher Graupen von 8 bis 
____ ~ 16 mm, der Mittelbrecher Grieße von 2 bis 

Abb. 29'4 Vor· und Feinbrecher. 
4 mm und der Feinbrechl;'r Mehle von 
0,5 bÜl 1 mm. 

Mit glatten Brechwalzen arbeitende Brecher werden, weil bei ihnen dip 
Druckwirkung vorherrscht, auch Walzenquetschen oder Quetsch
walzwerke genannt. Für sie beträgt 

der Walzendurchme3Ser d = 260 bis I iOO !Um 
die Walzenbreite b = 260 ,. 800 
die Umfangsgeschwindigkeit u = 800 " 1000 

Sie werden zum Zerkleinern von Gesteinen der verschiedensten Härte und 
Festigkeit, vom harten Schmirgel bis herab zu Kohle, weichem Kalkstein 
und feuchtem Ton verwendet; auch finden Bie als Getreide- und Malzquetschen 
Anwendung. 

Die Walzen bestehen oft aus einem voll- oder hohlzylindrischen Hart
gußstück, das auf eine stählerne Welle aufgezogen Ült. Yielfach werden sie 
auch durch Aufziehen eines Hartgußmantels auf einen kegelförmigen, auch 
sechs- oder achtkantigen oder mit LeiBten versehenen gußeisernen Kom 
gebildet, der auf der Welle aufgekeilt ist. Die Vereinigung ,·on Mantel und 
Kern erfolgt dann durch Schraubenbolzen oder z\\;f\chen heide getriebene 

1 Siehe auch Werner: Berechnung des Durchmellsers der Quetfolchwalzen in Zcitschr. 
d. Ver. deutsch. Ing. 18S7, S. 98, sowie Iferl/u> im: Theorie der Quetschwalzwerke in 
7..eitschr. d. österr. Ing,.Vereins 1862, S. li. 
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Holzkeile. Auch wird der Walzen mantel bei großen Walzen zuweilen durch 
Anschrauben an gußeiserne Nabenscheiben unter Benutzung innerer Flansch
ringe oder Knaggen mit der Welle verbunden. Beispiele für Walzenbauarten 
zeigen die Abb. 293 bis 295, von denen die letzte des AmerikanerA R. Krom 1 

insbesondere eine gute und rasche Zentrierung des Walzenmantels verspricht. 

Abb. 29a-!?5. Brecbwalzen. 

Abb. 296. Quetschwalzwerk. 

Die Walzenumfläche bleibt auch bei glatten Walzen meist unbearbeitet, 
nur in besonderen Fällen, wo ein kleines gleichmäßiges Korn angestrebt 
wird oder wo kleine weiche Körner zerquetscht werden sollen, wird sie durch 
Abdrehen oder Schleifen geglättet. 

Die· Einrichtung eines für die Zerkleinerung von Erzen bestimmten 
Quetschwalzwerkesz ist aus der Abb. 296 zu ersehen. Nach dieser sind die 

1 Eng!. Pat. Nr. 1058 vom 26. März 1874. 
2 Nach Gätz8chmann tiürften Quetschwalzwerke am Beginn ne:.; 19. Jahrhunderts 

erstmalig bei dem englischen Bergbau Anwendung gefunden haben. Auf dem Oberharze 
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beiden Walzen ab auf einem kräftigen Gußeisenrahmen gelageJ;t. Die Lager 
der Walze a sind mit dem Rahmen fest verbunden, die der Walze b ruhen 
auf Gleitbahnen, sind für jede Durchgangsweite mittels der Stellschraube c 
einstellbar und werden gegen diese durch Federwerke d gedrückt. Infolge 
dieser Federstützung weicht die verschiebbare Walze b bei zu großem Druck
widerstand des zwischen den Walzen befindlichen Brechgutes zurück, so daß 
das Hemmnis ohne Beschädigung der Walzen durch den erweiterten Spalt 
entweichen kann. Die Federstützung wurde am Anfang der 1860er Jahre 

\ 
\ 
\ 

Abb. 2\)i. Doppelwalzwerk für TODzerkleinemng. 

von 1I!. Neuerburg 1 

in Kalk an Stelle 
der bis dahin üb
lichen Gewichts
hebelstützung ein
geführt, die infolge 
des großen Behar
rungsvermögensder 
Belastungsgewichte 
bei schnellaufenden 
Walzwerken un
günstige Wirkung 
ergibt. Schrauben e 
lassen die Verände
rung der Feder
spannung zu, so daß 
diese dem verschie
den großen Wider
stand des Brech
gutes angepaßt 
werden kann. Der 
Schluck der Walzen 
ist seitlich durch 
die Backenbleche f 

begrenzt und wird durch Vermittlung des Rüttelschuhes g vom Füll
trichter h aus mit dem zu zerkleinernden Brechgut gefüllt. 

Die gleiche Umfangsgeschwindigkeit sichern den Walzen zwei gleich
große, auf den Walzenachsen sitzende Zahnräder i. Dieselben haben lange 
Evolventenzähne, so daß sie die Walzenverstellung in weiten Grenzen zu
lassen, wie es die Gewinnung verschiedenel' Korngrößen erfordert. Ein schweres 
Schwungrad auf einer der Walzenachsen oder auf einer Vorgelegwelle k 

wurden sie 1832, zu Schemnitz in Ungarn 1848 und zu Freiberg i. S. 1853 eingeführt. 
In Pennsylvanien stand 1843 einc Einrichtung zum Zerkleinern des Anthrazites in Ge
brauch, bei welcher eine schwere Walze über den auf einem Sieb ausgebreiteten Anthrazit 
gerollt wurde. Noch früher wandten kleine indianische Bergwerksunternehmen ähnliche 
Quetschwerke mit ebener oder ausgehöhlter Wälzplatte zur Zerkleinerung der Gold
unu Silbererze an. 

1 EngL Pat. Xr. 28 yom 4. Januar 1862. 
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gleicht Schwankungen der Umlauf&geschwin~igkeit aus. Kleine Walzwerke 
von etwa 1000 kg Stundenleistung und 2 PS Arbeitsverbrauch erhalten auf 
€iner der Walzenachsen die Antriebscheibe, bei Walzwerken von 2000 bis 
5000 kg Stundenleistung und 3 bis 8 PS Arbeitsverbrauch wird zwischen die 
Antriebscheibe und die Walzen tlin Zahnradvorgelege (l m) eingeschaltet. 

Zur Aufbereitung feuchten Tons dienende Walzwerke bestehen vielfach 
nach Abb. 297 in der Vereinigung zweier geriffelter Vorwalzen ab und zweier 
darunter befindlicher glatter Feinwalzen cd. Der Reinigung der Walzen
mäntel von anhaftendem Ton dienen Abstreichmesser e, die entweder durch 
Gewichte angedrückt werden oder die man besser durch Schrauben,so anstellt, 
daß die Walze eine dünne Tonhaut behält, die das Einziehen des Arbeitsgutes 
fördert. DIe Walzen werden von einer gemeinsamen Antriebwelle I aus durch 
Rädervorgelege umgetrieben. Die Einstellung der Vorwalzen erfolgt auf 
5 mm, die der Feinwalzen auf 0,5 bis 1 mm Walzenabstand. 

übliche Größen eines einfachen glattwalzigen Tonwalzwerkes sind nach 
Krupp - Grusonwerk 

d = 320 bis SOO mm 
I = 450 " 590 mm 

u = 800 mm/Sek. im Mittel 
N = 3 bis 10 PS 
L = 0,6 bis 0,7 chm Ton bei 5 mm Spaltweite. 

Für die Grobzerkleinerung wenig oder mittelfester und mehr oder weniger 
'Spröder Stoffe, wie Kalkstein, Stein- und Braul)kohlen, Koks, Kreide, Salz, 
Zucker, Sulfat, Soda, Knochen, Ölkuchen usw., ~ ~ 
werden die Brechwalzen verzahnt und zweck- -mäßig aus einzelnen Hartgußringen zusammen-
gesetzt. Verschiedene der üblichen ~ormen . - . _. _ . _ . -

von Brechringverzahnungen führen die Abb. 298 ~ j 
bis 301 vor. Derartige Brechringe werden zweck-
mäßig auf eine Kernwalze von sternförmigem " _ " -=-:-:... " _. _ " 
Querschnitt aufgereiht und durch Endscheiben Q 
und Keile' zusammengehalten. Die Ringe einer ~ ~ 
Walze sind entweder sämtlich gleich verzahnt ~"~"~ 
oder es wechseln verschiedene Zahnformen in 

regelmäßiger Folge miteinander ab. Um die ~ i 
Brechrin"ge bei einem Zahnbruch leichter au~-
wechseln zu können, macht sie die A. - G. -
Franz Meguin & Co. in Dillingen zwei- "~: 298.:..;;m: Br~cl;walzen. 
teilig und kuppelt sie gegenseitig durch verzahnun~. 
vorspringende Ränder, die in Vertiefungen des Nachbarringes greifen!. 

Eine besonders einfache Form besitzen die Brechwalzen des zum Zer
kleinern roher ungereinigter Tonklumpen in Ziegeleien benutzten Tonbrechers 
von Bolze & Co. in Braunschweig. Der Brecher enthält zwei Wellen, die mit 
reihenweise nebeneinander geordneten Armkreuzen aus Flacheisenstäben 

1 DRP. Nr. 130909 yom 17. Oktober 1901. 
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besetzt sind, welche bei der Drehung der Wellen durch einen Rost hindurch 
greifen, der den Boden des Füllrumpfes bildet. 

Der Ölkuchenbrecher von Bemal, Abb.302, besitzt zylindrische Brech
walzen a, b von 76 mm Kerndurch
messer und 375 mm Länge, die mit 

-" -

Abb. 802. Ölkuchenbrecher. 

Stundenleistungen. von 

26 mm langen spitzen Zähnen besetzt 
sind und mit 12 Drehungen irt der 
Minute arbeiten. Zahnscheiben c die
nen zur weiteren Zerkleinerung der 
vorgebrochenen Kuchen. 

Als ein zweites Beispiel ist in 
Abb. 303 die vorbildliche Bauart eines 
Koksbrechers wiedergegeben, dessen 
Brechwalzenbei 500 mm Durchmesser 
und 400 bzw. 750 mm Länge mit 40 
Drehungen' in der Minute umlaufen und 
bei 7000 bzw. 15000 kg Stundenl~istung 
3 bzw. 6 PS Betriebsarbeit erfordern. 
Die Maschinenfabrik M u th -Sch mid t 
G. m. b. H. in Berlin gibt an, daß 
Koksbrecher mit 

400 bzw. 700 mm Walzendurehmesser 
500 800" Walzenlänge und 
200 120 Umdrehungen in 1 Min. 

12 bzw.. 3O.t auf 50 mm Komgebroehene mittelharte, trockene Steinkohle und 
3 8 t auf 40 mm Kom gebrochenen harten Schmelzkoks 

aufweisen. Der Arbeitsverbraueh beträgt hierbei 5 bis 6 bzw. 18 bis 22 PS11 

./ . ./ 

I 
/ 

Im allgemeinen lassen sich Brecher mit Zahnwalzen zum Zerkleinern 
von 100 bis 140 mm großen Kohlen- oder Koksstücken auf 20 bis 120 mm 

1 Über Backen-, Walzen- und Nadelbrecher zur Kohlenzerkleinerung siehe auch 
Zcitschr. d. österr. lng.- u. Archit.·Vcreins 1918, S. 29ff. 
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Korngröße verwenden. Sie liefem hierbei eine nahezu gleichmäßige Körnung 
ohne viel Grus und Staub. 

Besondere Formen von Walzenbrechern sind die zum Zerkleinern von 
Kalkstein, Zement, Soda, Sulfat, Mineralien usw. benutzten 

Kegelbrecher und Schraubenbrecher. 
Die ersteren besitzen einen nach oben erweiterten, innen verZahnten 

kegelförmigen Rumpf 1, in dem sich eine nach oben verjüngte und mit Zahn
rippen besetzte kegelförmige Brechwalze dreht. Dieser Brechkegel ist zum 
Rumpf exzentrisch gelagert, so daß der zwischen beiden vorhandene, das 
Brechgut aufnehmende 
Hohlraum im Kreis fort
schreitend abwechselnd 
erweitert und verengt 
wird. 

Es sind vornehmlich 
zwei Bauarten von Kegel
brechern im Gebrauch: 
der Brecher von Symon8 2 

und der Ga t e s brecher. 
Die Einrichtung des letz
teren ist aus Abb. 304 zu 
ersehen. Die den Brech
kegel a tragende Welle b 
liegt mit dem oberen En- ~ 
de c in einer kuglig ge- 0: 
stalteten Lagerschale, die 
von einem um Brech-
rumpf dangegossenen 
Armkreuz e getragen 
wird. Der untere Zapfen I 
der Welle ruht auf einer 
Schraube g, die den Brech-

Abb. OO!. K4!gelbrechel'. 

kegel senken und heben läßt, um den zwischen Kegel und Rumpf verbleibenden 
Austrittsspalt zu öffnen oder zu verengen, je nachdem es der beabsichtigte 
Zerkleinerungsgrad erfordert. Der Zapfen t wird von einer exzentrisch gebohrten 
La.gerschale umschlossen, so daß er sich bei deren Drehung auf einer Kreis
bahn bewegt, die den Grundkreis eines Kegels bildet, dessen Spitze im Mittel" 
punkt der oberen Kugelschale c liegt und dessen Mantelfläche von der geome~ 
trischen Achse des Brechkegels bestrichen wird. Den Umtrieb f:lrhält die Lager-

1 Die Firma Ge br. Pfeiffer in Kaiserslautern gibt dem Rumpf oben quadratischen 
Querschnitt und führt diesen allmählich in den Kreisquerschnitt über, um einen großen 
Fassungsraum zu erzielen (Steinbruch 1913, S. 272). 

2 Engill. News Bd. 57, S.432. - NasJ.:e: Die Portlandzementfabrikation. Leipzig 
1909. 
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schale durch die Vermittlung der beiden Kegelräder h i von der Antrieb
welle k aus. Ein Schutzkorbl l, welcher den Eintragrumpf üb3rdeckt, sichert 
gegen fahrlässigen Eingriff in den Brecher. 

Die Brechwalze der Schraubenbrecher trägt sich durchdringende' 
rechts- und ljnksläufige Schraubengänge, die bei der Drehung das in einen 
oben offenen Rumpf eingetragene Brechgut gegen einen Rost pressen, durch 
dessen Spalten das Klargut ausgetragen wird. 

Derartige Brecher, von denen die Abb. 305 eine neuzeitliche, vom Kr u p p
Grusonwerk gebaute Ausführungsform darstellt, wurden bereits im Jahre 
1790 von dem Amerikaner Oliver Evans bei der Zerkleinerung von Gips 

Abb. 805. Scbraubenbrecbe ... 

benutzt. Später wurde der Schraubenbrecher von den Franzosen Baratte 
und Bonnet für die Zerkleinerung der Knochenkohle ip. Zuckerfabriken vor
geschlagen2 •. 

Neuzeitliche Schraubenbrecher arbeiten mit Brechschnecken von 185 bis 
300 mm Durchmesser, 400 bis 900 mm Länge und haben 50 mm tiefe 
Schraubengänge. Die Schnecke läuft mit 200 bis 600 Drehungen in der 
Minute und zerkleinert bei 1,5 bis 12 PS Arbeitsverbrauch stündlich etwa 
2000 bis 7500 kg Zement auf Bohnengröße. 

e) Die Mahlwerke. 
lUahh-erfahren und Mahlwerkzeugt'. 

Mahlverfahren benennt die Zerkleinerungstechnik solche Verfahren 
zur Herstellung mehr oder weniger mehlfeiner Haufwerke bis herab zu 1/1000 mm 
Korngröße, die auf der Benutzung von gleichzeitig zermalmend und abscherend 
auf das Arbeitsgut wirkenden Kräften beruhen. Im allgemeinen ist es eine 
Reihe von Teilvorgängen, die bei dem Vermahlen von Werkstoffen .zu be
obachten ist. Durch schräg zur Unterlage des Mahlgutes gerichtete und von 
den Mahlwerkzeugen ausgehende Druckkräfte, die ,sich allmählich bis zur 
Bruchbelastung des Gutes steigern, wird eine Rollbewegung der Teilstücke 
des Mahlgutes ·hervorgerufen. Dabei hat der hiermit verbundene wieder
holte Lagenwechsel der Teile zur Folge, daß die von dim stetig wechselnden 
DruckstelIen ausgehendenDruckkegel, innerhalb der Masse der Teile wandernd, 

1 Jahresbericht dcr Sektion II der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 1008. 
2 Prechtl .. Enzyklopädie § 221, Tafel 210; Schönte/der .. Baulich!' Anlagen 1861. 
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eine allseitige Zerspaltung der Teile in den Richtungen geringster Festigkeit 
und damit die Auflösung derselben in eine Vielzahl neuer kleiner Teilstücke 
bewirken, die in der Folge den gleichen Einwirkungen der Mahlwerkzeuge 
unterliegen und wiederum in kleine Teilstücke zerlegt werden. Vorübergehend 
auftretende Widerstände wirken hierbei zeitweise hemmend auf die Roll
bewegung und führen den Stillstand der gebrochenen Teile herbei, so daß die 
mehr oder weniger rauhe, über sie hinstreichende Oberfläche der Mahlwerk
zeuge schleifend die Kanten der Teilchen abstumpft und die Teilchen selbst 
unter wiederholter Lagenänderung allseitig rundet. Hierdurch nehmen die
selben bei genügender Dauer der Einwirkung eine mehr oder weniger aus
geprägte Kugelgestalt an, wie das auf S. 247 gegebene Beispiel eines Glas
flusses ersehen läßt, der nach 12stündiger Mahldauer 20 v. H., nach 24stün
diger 89 v. H. kuglige Körner aufwies. 

Die durch Vermahlen erhaltenen Haufwerke werden durch nachfolgen
des Sichten gewöhnlich in drei Klassen geschieden, die je nach der Korn
größe Schrot, Grieß oder Mehl benannt werden, ohne daß zahlenmäßig 
scharf bestimmte Grenzen für sie bestehen. Es unterliegen die Grenzen viel
mehr auch mit dem Wechsel der stofflichen Beschaffenheit des Mahlgutes 
und dem Verwendungszweck desselben ohne Änderurig der sprachlichen 
Bezeichnung mannigfachem Wechsel. 

Zermahlend wirkende Einrichtungen, die durch mechanischen Betrieb 
für die Zerkleinerung größerer Stoffmengen bzw. für Dauerleistungen be
fähigt sind, werden Mahlmaschinen, Mahlgänge oder Mühlen l ge
nannt. Die allgemeine Form der in diesen Einrichtüngen zur Anwendung 
kommenden Mahlwerkzeuge oder Mahlkörper kennzeichnet in der Regel 
die besondere .Art der Mahlmaschine. Danach pflegt man Blockmühlen, 
Scheibenmühlen, Kollergänge, Walzenmühlen, Kegel- und Kugelmühlen zu 
unterscheiden. 

Festigkeit und Härte, die stets größer als die gleichen Eigenschaften 
des Zerkleinerungsgutes sein müssen, bilden wesentliche Eigenschaften der 
für die Herstellung von Mahlkörpern benutzten Werkstoffe. Durch sie wird 
nicht nur eine lange Erhaltung der für den Ablauf des Mahlverfahrens günstig
sten Beschaffenheit der Arbeitsflächen des Mahlkörpers gewährleistet, es 
wird auch der Abrieb des Mahlkörpers vermindert und dadurch diesem eine 
längere Benutzungsdauer gesichert und eine erhebliche Verunreinigung 
des· Mahlgutes verhütet. Im gleichen Sinne und die Güte der Mahlleistung 
fördernd wirkt ~in gleichmäßig körniges oder poröses Gefüge des Mahlkörpers. 

1 Der Begriff "Mühle" ist mehrdeutig. Er umfaßt nicht nur die einzelnc Mahl
maschine, sondern im weiteren Sinne auch die Vereinigung mehrerer dieser mit ihren 
zugehörigen Hilfseinrichtungen zu einem Ganzen (Handmühle, Kunstmühle, Dampf
mühle, Wassermühle, Windmühle), ja er wird sogar einer alten Gewohnheit folgend auf 
alle mechanischen Einrichtungen, die der Zerkleinerung von Werkstoffen dienen. über
tragen (Poehmühle, Sägemühle, Schneidemühle, Schleifmühle). Diese Mehrdeutigkeit 
des Begriffes tritt insbesondere dann hervor, wenn zur Kennzeichnung der besonderen 
Mühlenart die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe (Erz-, Getreide-, Lohmühle) oder 
die daraus hervorgehenden Erzeugnissc (Graupen-, Schrot-, Mehl-, Pulvermühle) dienen. 
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Von ihm hängt illsonderheit diejenige Beschaffenheit der Mahlflächc ab, 
die man als "Schärfe" zu bezeichnen pflegt und die nach dem Verschwinden 
infolge Abnutzung durch Abarbeiten einer Oberflächenschicht immer neu 
hervorgerufen werden muß. So tritt als eine dritte wesentliche Eigenschaft 
des Mahlkörpers dessen leichte Bearbeitbarkeit hinzu, die das Aufsetzen 
der Schärfe fördert und sonstige notwendig werdende Gestaltgabe zuläßt, 
ohne daß die Verhütung unbeabsichtigter Formänderungen.durch Abblättern, 
Springen und Ausbrechen. besondere Vorsichtsmaßregeln erfordert. 

Diesen Forderungen entsprechen unter den eine wirtschaftliche Ver
wendung zulassenden Natursteinen am besten die ein quarziges Binde
mittel enthaltenden, mehr oder weniger feinkörnigen Sandsteine, die stark 
porösen Porphyrtuffe und Basaltlaven, die löcherigen (kavernösen) Süß
wasserquarze u. a. Die Fundorte solcher Gesteine sind an Örtlichkeiten ge
bunden, die durch einen besonderen geologischen Aufbau ausgezeichnet sind. 
Den mächtigen Sandsteinablagerungen der Sächsischen Schweiz und Säch
sischen Oberlausitz, dem Kyffhäusergebirge und Oberösterreich, den Por
phyr- bzw. Basaltlagerstätten Thüringens und der Rheingegend um, Nieder
mendig, Mayen und Cottenheim sowie den die Süßwasserquarze bergenden 
tertiären Schichten Frankreichs und Ungarns entstammen vorzügliche, zur 
Herstellung von Mahlkörpern geeignete Werkstoffe. 

Künstlich erzeugte, steinähnliche Massen, wie Steinzeug, Porzellan, 
Glas u. a., besitzen an sich ein dichtes Gefüge, können aber durch Schleüen 
mehr oder weniger gerauht werden, um für das Feinmahlen brauchbar zu 
sein. Auch hat man init Erfolg versucht, Porzellanmasse durch Einkneten 
organischer Stoffe (kurzgeschnittene Tannennadeln, die beim Brennen der 
Masse vergasen) eine durchgehend blasige Beschaffenheit zu geben. 

Bei eisernen Mahlwerkzeugen entspringt die notwendige Rauhigkeit 
der Mahlfläche entweder der unebenen Beschaffenheit der harten natürlichen 
Gußhaut, oder sie wird durch Angießen oder nachträgliches Einarbeiten 
von mehr oder weniger feinen Rippen und Zähnen erzielt. 

Die rasche Ableitung der erheblichen Wärmemengen, die bei dem Zer
reiben des Mahlgutes frei werden, trägt wesentlich zur Erhaltung der Arbeits
flächen der Mahlwerkzeuge bei. F4l ist daher die Naßmühle überall da im 
Vorteil, wo die Beschaffenheit oder der Verwendungszweck des Mahlgutes 
das Durchfeuchten erlaubt. Wo dies nicht der Fall ist, wie namentlich bei 
dem Vermahlen von Werkstoffen organischen Ursprungs und beim Zement, 
wird es erforderlich, durch einen stetig unterhaltenen Luftumlauf für eine 
ausreichende Lüftung und Kühlung der Mahlkörper zu sorgen .. Bei dem Naß
mahlen ergibt sich die Verhütung jeder Staubbildung von selbst. Bei dem 
Trockenmahlen muß die Verbreitung der entstehenden und durch Luft
wirbe~ aufgerührten· feinsten Mehlkörperchen in d,er Umgebung der Arbeits
stätte durch Umhüllen der Mahlkörper und durch Absaugeinrichtungen ver
hindert werden. Es wird dadurch nicht nur störenden bzw. schädlichen 
Belästigunge~ der die Mühle bedienenden Arbeiterschaft vorgebeugt, es werden 
dadurch auch Staubexplosionen verhütet, die unter gewissen Umständen 
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aus der entzündlichen Beschaffenheit manchen Mahlgutes (Getreidemehl) 
entspringen. 

Die üblichen Mahlverfahren zerfallen in zwei Hauptgruppen : in solche, 
"bei denen eine abgemessene Menge des Mahlgutes bis zur genügenden Zer
kleinerung dem Einwirken der Mahlwerkzeuge unterworfen wird, und in solche, 
bei denen das Mahlgut in stetem Strom zwischen den Arbeitsflächen der Mahl
werkzeuge hindurchfließt und dabei die beabsichtigte Zerkleinerung erfährt. 
Dcn Verfahren der ersten Gruppe dienen Mühlen, die unstetig, absatz
weisc und daher im allgemeinen mit geringem 
wirtschaftlichen Wirkungsgrad arbeiten. Sie 
bietl"n aber den Vorteil eines einfachen und 
dahcr nur geringe Anlage- und Unterhaltungs
-kosten verursachenden Baues sowie die Mög
lichkeit, durch geeignete Verlängerung der 
Arbeitsdauer die Mehlfeinheit und Gleichför
migkeit des Mahlgutes beliebig steigern zu 
können. Ihre Hauptvertreter sind die Block
und Mörsermühlen sowie gewisse Bauarten 
von Kligelmühlen, die ausschließlich einer 
hohc Anforderungen stellenden Feinzerkleine
rung dienen. 

Demgegenüber sind die Maschinen der 
zweiten Gruppe die wirtschaftlich höherstehen
dcn, da der Wegfall von regelmäßig wieder
kehrenden Stillständen, die der Zu- und Ab
führung des Mahlgutes entspringen, Zeitver
luste vermeiden "läßt und zu einem die Leis
tungsfähigkeit der Mühle voll ausnutzenden 
stetigen Betriebe führt. Sie sind es daher auch, 
di~ sich besonders zur Verarbeitung größerer 
Mcngen von Mahlgut eignen und durch eine 
größere Anzahl zum Teil vorzüglich durchgebil
deter Bauarten vertreten sind, die den mannig
fachsten Anforderungen zu genügen vermögen. Abb. 306. Blockmühle. 

1. Die Blockmühlen und Mörsermühlen. 

A 

8 

Die Blockmühlen dienen ausschließlich der Feinzerkleinerung von Glas
flüsscn (Glasuren), Mineralfarben, Drogen usw. Ihr Betrieb ist unstetig. 
Die Mahlwerkzeuge sind block-,' scheiben- oder keulenförmige Läufer aus 
Stein oder Metall, die mit einer den Boden eines Troges bildenden Mahlplatte 
(Bodcnplatte, Bodenstein) aus gleichem Werkstoff zusammenarbeiten. 

Die Abb. 306 A und B zeigen die Einrichtung einer kleinen als GlusUf
mühle in Porzellanfabriken Verwendung findenden Blockmühle von etwa 
100 kg Läufergewicht. Der Läufer a und der Bodenstein b bestehen aus 
feinkörnigem Sandstein. Der erstere ist zweiteilig und wird von einem Arrn-
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kreuz cerfaßt, das von der stehenden Welle d in Drehung versetzt wird. Der 
Trog e nimmt das Mahlgut auf, das mit Wasser gemischt von dem umlaufen
den Läufer zermahlen wird. Eine kreuzweise Furchung f des Bodensteines 
unterstützt das Eintreten des Mahlgutes zwischen die Arbeitsflächen der 
Mahlwerkzeuge. Nach Beendigung der Mahlarbeit, aber noch vor dem Still
setzen des Läufers, wird die schlammartige Masse durch den Auslauf gaus 
dem Bottich abgelassen, da die Unterbrechung der Läuferbewegung· infolge 
der Ausscheidung des mehlfein gemahlenen Mahlgutes aus dem Mahlwasser 
zur gegenseitigen Verkittung der Mahlwerkzeuge führen und die erneute In
betriebsetzung der Mühle erheblich erschweren würde. 

Die erreichbare Mehlfeinheit hängt von der aufgegebenen Mahlgutmenge und 
von der Dauer der Mahlung ab. Die erstere ist je nach der Größe der Mühle 
veTschieden; sie schwankt bei Glasurmühlen von 1 bis 1,75 m Trogdurchmesser 
etwa zwischen 15 bis 130 kg. Die letztere beträgt bei der Aufgabe grießigen 
Mahlgutes aus Quarz, Kalk, Feldspat, Porzellanscherben u. dgl. und der Erzeu
gung von Feinmehl etwa 12, bei der Erzeugung von Grobmehl etwa 6 Stunden. 
Das Gewicht eines Läufersteines schwankt zwischen 50 bis 250 kg ; bei kleinem 
Gewicht (50 bis 100 kg) wird die Anzahl der Läufer auf4 bis 8 Stück vermehrt. 
Den Antrieb erhalten die Läufer bei großen Glasurmühlen 1 durch ejn Arm
kreuz, das auf dem Kopf einer den Bodenstein in der Mitte durchdringenden 
senkrechten Welle steckt und die Läuferblöcke mittels Fingern vor sich her
;;chiebt oder mit Ketten nachzieht, so daß sie sämtlich Kreisbahnen durch
laufen. 

Bei 10- bis 20 minutlichen Umdrehungen des Armkreuzes werdcn als 
Leistung einer Blockmühle mit 2 bis 2,5 m Trogdurchmesser und 3 X 100 
= 300 kg Läufergewicht 10 kg harter Sand, bei einer solchen mit 4,3 m 
Durchmesser und 4 X 100= 400 kg Läufergewicht 40 kg des gleichen Stoffes 
angegeben. 

Eine Sonderart der Blockmühlen bilden die in Drogenaufbereitungs
anstalten zur Herstellung staubfeiner Pulver benutzten Zykloidalmühlen2 , 

bei de'nen zylindrische oder kegelförmige Läufer mit einer ihrer ebenen Sti~n
flächen auf einem flachkegeligen Bodenstein laufen. Hierbei erhalten die 
Läufer infolge der Verschiedenheit der wirkenden Reibungsmomente Eigen
drehung und üben, da die Mahlflächen auf stetig wechselnde Flächenstreifen 
von nur geringer Breite zusammenschrumpfen, auf die sich das Läufergewicht 
absetzt, einen großen spezifischen Flächendruck aus. 

In abweichender Bauart hab::m Bowley und Cotton3 Zykloidalmühlen 
zum Feinreiben der Farben vorgeschlagen. Sie geben verschiedene BauarteI} 
an, die dadurch gekennzeichnet sind, daß kleine zylindrische Läufer so auf 
einer ebenen, wagerecht liegenden Mahlplatte geführt werden, daß die Bahnen 
verkürzte Epizykloiden darstellen, die beständig ihre Lage wechseln und dicht 

1 Dingl. polyt. Journ. 1828, Bd. 28, S. 177. 
2 Brooman, London: Engl. Pat. Nr. 872 vom 12. April 1853: Protokoll!' des 

Hächs. Ing.'Vcrcins 1868, ~. 29. 
3 DingI. polyt. Journ. 1871, Bd. 201, S. 294. 
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ne beneinander liegen, so daß allmäh
lich die ganze Fläche der Mahlplatte 
bestrichen wird. Die Platte liegt hier- A 
bei entweder fest (Abb. 307) und die 
Läufer erhalten von einer Achse aaus 
unter Vermittlung des feststehenden 
~ahnrades b und der auf diesem sich 
abwälzenden Zahnräder c der Achsen 
der Läuferträger die Zykloiden
bewegung, oder die Platte wird ge
dreht und von ihr wird durch Zahn - 8 
radgetriebe eine kreisende Bewe
gUrig der Läufer abgeleitet. In jedem 
Falle sichert ein ungerades über~ 
setzungsverhältnis' der Zahnräder 
(1/5, 1/7) die Nebeneinanderlage der 
Zykloidenbahnen (Abb. 307 B). 

Hierher ist auch die s. Z. viel
genannte und beschriebene 1 "Bogar
dusmühle" zu rechnen, die 1832 von 
dem Amerikaner J. Bogardu8 erfun
den wurde und deren wesentliche 
Merkmale eine sich drehende Mahl
scheibe mit exzentrisch liegendem; 
durch Reibung in Drehung versetz
tem scheibenförmigen Läufer bildet. 

Aus ihr haben sich die neueren, 
von Neuerburg 2 und von Dingey3 
für das F'einmahlen von Mineralien 
angegebenen Formen entwickelt, ,bei 
denen eine oder mehrere exzen
trisch zur umlaufenden Mahl
scheibe ang€Ordnete Läuferscheiben 
selbständigen Umtrieb erhalten 
(Abb. 308). Eine solche stetig ar
beitende Mühle mit Hartgußboden-

1 U. a. in DingI. polyt. Journ. 1833, 
Bd. 48, S. 393; Bergwerksfrl'und Bd. XII. 
S. 17, 349, 501, 525. - Bauart W. Butler 
in' Willesdim: Eng!. Pat. Nr. 1177 vom 
I. April 1875. 

2 Sächs. Pat. Nr. 481)1 vom 20. April 
1877. 

3 DingI. polyt. Journ. 1874, Bd. 214, 
H. 371 ; Zeitsehr. f. Berg-, Hütten- u, 
Salinenwesen 1878, Bel. 26, H. 136. 

Abb. 307. ZykloidalmUhle. 

Abh. 308. Exzentermühle. 

287 
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platte von 2,3 m Durchmesser und 2,2 Umdrehungen in der Minute sowie 
4 Hartgußläufern mit 207 Umdrehungen verarbeitet in 1 Stunde 800 kg 
quarzige Setzabhübe zu 

57,2 v. H. röscht:>n ~and, 15,0 v. H. l\littelmchl, 
9,0 Ft:>inmt:>hl, 13,8 zäht:>n Schlamm. 

Der Arbeitsverbrauch beträgt hierbei 8 PS. Um die Überzerkleinerung 
zu verhindern, sind derartige Mühlen auch mit senkrecht stehenden Mahl
scheiben ausgeführt wordenl . 

Eine weitere Sonderart der Blockmühle ist die als Reibmaschine 

Abb. 309. Mörsermühl". 

für Drogen, pharmazeutische Erzeugnisse, 
Schmelzfarben usw. benutzte Mörser
mühle, bei wQlcher ein keulenförmiger 
Läufer in einer feststehenden oder sich 
drehenden Reibschale so bewegt wird, 
daß er wiederholt die ganze Innenfläche 
dieser bestreicht. Zu nenrien sind u. a. 
die Bauarten von Hermann2 in Paris und 
von Goodall, beide mit fester Reibschale 
und in Kreisbahnen schwingendem Läufer, 
sowie die Mühl~ von lV indi8ch und K unze3 

in Meißen mit sich drehender Schale (Ab
bildung 309), die ein Belastungsgewicht a· 
gegen den feststehenden Läufer b drückt 
und ein Daumep.rad c zur besseren Ver
teilung des Reibgutes zeitweise lüftet. Ab
streicher d führen an dem Schalenrand auf
steigendes Mahlgut erneut der Reibkeule zu. 

2. Die Scheibenmühlen. 
Die Mahlwerkzeuge der Scheibenmühlensind zwei benachbart und gleich

achsig liegende kreisförmige Stein- oder Hartgußscheiben, deren einander 
zugewendete Stirnflächen die Arbeits- oder Mahlflächen bilden. Die eine 
der Scheiben ist der "Lä ufer". Sie dreht sich um eine Achse, die, durch die 
Scheibenmitte gehend, senkrecht zur Mahlfläche steht, und liegt bei wage
rechter Lage dieser Fläche über oder .unter der anderen ruhenden Scheibe, 
dem "Bodenstein". Die derart eingerichteten Scheibenmühlen oder Mahl
gänge werden oberläufig bzw. unterläufig genannt. Stehen die Mahl
flächen der Scheiben senkrecht, dreht sich der Läufer also um eine wagerechte 
Achse, sö spricht man von seitenlä~figen Mahlgängen. Zu den letzteren 
gehört der mit Steinscheiben arbeitende Mahlgang von Charle8 Um/rid in 

1 Erzmühle der Maschinenbau - A. - G. Humboldt in Kalk: DRP. Nr. 3321 
vom 19. März 1878; DingI. polyt .• Journ. 1879, Bd. 233, S. 365. 

2 DingI. polyt. Journ. 1850, Bd. 115, S. 245. 
3 1ntP. Nr. 11 231 vom 6. April 1880. 
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Paris! sowie die meisten der mit Hartgußscheiben arbeitenden Scheiben
mühlen. 

Die Steinscheiben oder "Mühlsteine" werden meist aus Sandstein, Por
phyr, Basaltlava, Süßwasserquarz und ähnlichen Gesteinen hergestellt. Bei 
dem Vorkommen der Gesteine in größeren Blöcken von gleichförmig körniger 
Beschaffenheit, z. B. Sandstein, bestehen die Steinscheiben in der Regel 
aus eine m Stück. Anderenfalls werden sie aus einer größeren Anzahl sorg
fältig ausgewählter Teilstücke zusammengesetzt, wie z. B. die aus Süßwasser-

Abb. 810. Oberläufigilr Mahlgang. Abb.811. Unterläufigel" Mahlgang. 

quarzen bestehenden "französischen Mühlsteine". Der Durchmesser der 
Mahlscheiben schwankt etwa zwischen 200 und 1500 mm. Über 1000 mm 
große Steinscheiben erhalten 300 bis 600 mm Dicke und wiegen 1200 bis 
1900 kg. Die Umfangsgeschwindigkeit des Läufers ist durchschnittlich 
8 bis 9 m/Sek 

Die allgemeine bauliche Einrichtung der 

Ober- und Unterläufer 

zeigen die Abb. 310 und 311. Aus ihnen ist zu ersehen, daß das in einem 
trichterförmigen Vorratsbehälter a befindliche Mahlgut den Mahlscheiben 
entweder durch ein in der Höhenrichtung verstellbares Rohr b (Abb. 311) 
unmittelbar zufließt oder durch ein Rüttelwerk c (Abb. 310) zugeteilt wir~l. 

1 Engl Pat. NI'. 2575 vom 18. August 1868. 

Fis eher. Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 19 
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In jedem Falle gelangt das Mahlgut durch eine kreisförmige Öffnung in der 
Mitte der oberen Mahlscheibe, das sog. Steinauge d, zwischen die Arbeits
flächen der beiden Scheiben und wandert während der Zerkleinerung zwischen 
diesen dem Umfang der Mahlscheiben zu. Um beim Austritt an diesem 
das Verstäuben des Mehles zu verhindern, sind die Mlihlkörper mit einem Ge
häuse e umgeben, welches das austretende Mehl" aufnimmt und aus dem es 
durch den Auslauf f abgezogen wird. 

Die den Läufer k antreibende ste4ende Welle oder "Mühlspindel" g 
stützt nach Abb. 311 bei dem unterläufigen Mahlgang den Läufer unter Ver

mittelung einer Gußeisenscheib~ h,. die mit 

c 

Abb. 312. Kultelhaue. 

dem Spindelkopf starr verbunden ist. 
Bei oberläufigen Naßmühlen der Erz

zerkleinerung erhält der Läufer zuweilen 
oberen Antrieb und ist an das untere Ende 
der Mühlspindel angeschlossen. Meist jedoch 
erfolgt auch bei Überläufern de~ Antrieb von 
unterhalb. Die Mühlspindel durchdringt dann 
nach Abb. 310 den Bodenstein i in einem mehl
dichten Halslager und ist mit dem Läufer k 
durch eine im Steinauge befindliche Kupp
lung, die "Haue", verbunden. Die Ver
bindung ist entweder starr oder beweglich, 
je nachdem sie durch eine "fesu, Haue" oder 
eine "Kugelhaue" (Abb. 312) erfolgt. Die 
letztere besteht aus einem Kreuzgelenk, dessen 
einer 'reil a mit der Spindel verbunden ist 
und dessen anderer Teil b den Läufer c 
stützt. Durch diese Anordnung erhält der 
Läufer die F~hig~eit, bei richtiger Verteilung 
seiner Ma8Se sich~ während der Drehung unter 

dem Einfluß der Fliehkräfte derart einzustellen, daß die Arbeitsflächen der 
beiden Mahlscheiben so gleichgerichtet bleiben wie in der Ruhelage. Ein mit 
der Haue verbundener Streuteller d nimmt zweckmäßig das ~em Vorrats
behälter entfließende Mahlgut auf und verteilt es bei der Drehung gleich
förmig über den Umfang des Steinauges. 

Bei Mahlgängen mit unterem· Antrieb ruht das untere Ende der 
Mühlspindel auf der Spurplatte eines Fußlagers (l der Abb. 3W, 311), 
das in der Höhenrichtung verstellbar ist und den Abstand zwischen den 
Mahlflächen zu regeln gestattet.. Die zur Verstellung dienende Ein
richtung bildet die "S te ins te II u ng" der Mühle. Sie besteht vielfach 
in einem das Fußlager tragenden Hebel m, der durch Handrad und Schraube 
bewegt wird. 

Für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Mahlgänge werden diese reihen
weise aufgestellt und von einer gemeinsamen Antriebwelle durch Kegelräder 
oder Riemen angetrieben. 
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Zwischen den Mahlflächen der Mahlscheiben findet die Zerkleinerung 
des Mahlgutes auf dem Wege vom Stein auge nach dem Bcheibenumfang 
statt. Der Eintritt des Mahlgutes zwischen die etwa 1 mm von einander 
entfernten MahIfIächen wird hierbei durch eine flache kegeIförmige Austiefung 
erleichtert, die rund um das Steinauge des Oberstemes verläuft. Sie heißt 
der Schluck des Mahlganges. Für den Transport des Gutes zwischen den 
Mahlkörpern während des Zerkleinerns sorgen in die Mahlflächen eingehauene 
Furchen von meist dreieckigem Querschnitt, die Luftfurchen oder Hau
schläge. Gleichzeitig mit dem Mahlgut strömt Luft, die bei der Drehung 
des Läufers am Steinauge angesaugt 
wird, durch die Furchen dem Scheiben
umfang zu. Sie kühlt hierbei sowohl 
das Mahlgut als die Mahlscheiben, die 
sich infolge der Umsetzung der Rei
bungsarbeit in Wärme sonst erhitzen 
würden (Ventilation des Mahlganges). 

Die Luftfurchen verlaufen .auf den 
Mahlflächen im allgemeinen in radialer 
Richtung. Sie sind geradlinig oder nach 
einem Kreisbogen oder nach einer loga
rithmischen Spirale gekrümmt und so 
angeordnet, daß sich die Furchenscharen 
beider Scheiben kreuzen (unterer Teil der 
Abb. 313). Bei entsprechender Größe des 
Kreuzungswinkels (X üben sie, sobald 

Abb. 313. Hauschläge (Anordnung). 

der Läufer sich dreht, eine ausstreifende Wirkung auf das Mahlgut aus, 
so daß dieses allmählich dem Scheiben umfang zugeschoben wird. Die 
Bedingung hierfür ist, daß der Kreuzungswinkel stets größer als der 
Reibungswinkel bleibt 1, eine Bedingung, die bei geraden oder kreisförmigen 
Hauschlägen nur unter Einhaltung bestimmter Verhältnisse erfüllbar ist. 
Die von der Steinmitte aus gehenden Furchen werden Hauptfurchen 
genannt. Sie teilen die Mahlfläche in Fe~der, die . von N.ebenfurchen 
unterteilt sind, welche 'der einen das Feld begrenzenden Hauptfurche gleich
laufen (oberer Teil der Abb. 313). Die zwischen den Furchen verbleibenden 
Mahlbalken werden fein geriffelt; ihre Aufgabe ist das Feinmahlen des 
Mahlgutes. Durch die übliche, in Abb. 315 dargestellte Querschnittsgestaltung 
der Hausehläge werden diese für die Vörzerklei, 
nerung nutzbar g{lmacht, indem bei der Bewegung 
des Läufers L der Querschnitt zweier sich deckender 

1 Auf das im Kreuzungspunkt liegende Mahlgutteil
ehen m (Abb. 314) wirke die zur Tangente ab senkrechte ' 
Kraft P. Sie drückt das Teilchen mit der Kraft P cos ~ 
gegen die Kante des zweiten Hauschlages und sucht es mit 
der Kraft P sin C( an dieser entlang zu schieben. Dies tritt 
ein. wenn die Reibung <p P cos C( < P sin 0<. also 
tg IX > tp ist. 

/' 
/ 

c? ---

Psina: 

Abb.814. 

19· 
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Furchen allmählich so verkleinert wird, daß die größeren Mahlgutteilchen 
unter gleichzeitiger Wälzung zerdrückt werdenl . 

Der Arbeitsverbrauch wagerechter Scheibenmühlen beträgt etwa 3 bill 
20 PS ; die Leistung für 1 PS und 1· Stunde kann für mildes Mahlgut (Getreide, 

L 

Kalkstein) zu 70 bill 80 kg, für 
härteres Gut (hartgebranntc 
Zementklinker) zu 55 biH 66 kg 
geschätzt werden. 

Unter den seitenläl\figen 
Mahlgängen hat die Scheiben
mühle yon Schmeja 2 , die unter 

dem Namen "Exzelsiormühle" von den Krupp - Grusonwerken ge
baut wird, viel Verbreitung gefunden. Dieselbe hat ihr Vorbild in der 
Horizontalmühle von Eugen Anduze in Paris:!, die erstmalig zwei gußeiserne 
oder stählerne Mahlscheiben mit in konzentrischen KreiHen stehe1).den zu
geschärften Zähnen aufweist, die bei der Drehung des Läufers in den kon
zentrischen Rillen ~er Gegenscheibe laufen. Eine gleichartige Verzahnung 
besitzen auch die aus Hartguß hergestellten Mahlscheiben der Vertikalmühle 
von Schmeja (Abb.316). Die Zähne sind nicht über dic ganze Schcibcn-

8 

Ahb. 311i. Hau8chlag (Querschnitt). 

Ahh. 816. Mahlscheibe der Mühle von Scll111'ja. 

fläche gleichmäßig verteilt. Ihre Anordnung in verschieden langen, radial 
gerichteten Reihen läßt nahe der Scheibenmitte bogenförmig begrenzte 
Lücken entstehen, in welche das zu zerkleinernde Haufwerk eintritt, um 
von den hier kräftigen Zähnen vorzerkleinert zu werden. Nach dem Umfang 
der Scheiben hin nimmt die Größe der Zähnc ab, entsprechend der fort~chrei. 
tenden Zerkleinerung des Mahlgutes. 

Die Abb. 317 läßt die Einrichtung der Mühle ersehen. Die heiden Mahl
scheiben bilden die Stirnwände eines Gehäuses a, dem das Mahlgut durch die 
Höhlung der festliegenden Bodenscheibe aus dem Rumpf b zufließt. Der mit 
fler Bodenscheibe in Eingriff stehende Läufer c ist an der wagerechten Mühl-

1 Über die geschichtliche Entwickelung der MahlscheibenHchärfe berichtet 
.-lrmengaud: publ. ind. 1879, Vol. 25, ~. 394, Tfl. 32. 

2 Engl. Pat. Nr. 990 u. 1226 vom 20. März 1874. 
a Engl. Pat. ~r. Mi) vom 26. ]<'t'bruar 186!!. 



Die :Z~rkleinerungsmaschinen. 293 

spindel d fliegend angeordnet und wird Hurch den Riementrieb e mit 300 
bis 400 Umläufen in der Minute in Drehung versetzt. Die Tiefe des Zahn
eingriffes beider Scheiben und damit der Zerkleinerungsgrad wird mittels 
der Steinstellung I geregelt derart, daß die Mühle sowohl zur Schrot- als 
Mehlerzellgung dienen und für die Zerkleinerung der verschiedensten Stoffe 
geringer und mittlerer Festigkeit vcrwendet wefden kann. Durch wechselndes 
Arbeiten mit verschiedener Drehrichtung des Läufers findet infolge der Ab
nutzl1ng immer erneut das Schärfen der Zahrikanten statt, bis das völlige 
Abarbeiten der Zähne das AuswechsebJ. der Scheiben notwendig macht. 
Die Mühle wird in vier Größen 
gebaut, mit Scheibendurch
messern von 200 bis 600 mm, 
Stundenleistungen von 80 bis 
1200 kg und einem Arbeits
verbrauch von 0,7!) bill 6 PS. 

3. Die Walzenmühlen. 
Die hauptsächlkhste Ver-

wcmlung finden die Walzen- e 
mühlen in der Getreidemehl
fabrikation, wo sie gegenüber 
den Scheibenmilhlen den Vor-
teil eines kürzeren, vom Mahl-
gut durchlaufenen Arbeits-
weges bieten. Hiermit ist eine 
größere Schonung der zähen 
Kleieteile des Getreidekornes 
verbynden ; es werden die 
spröden Grieße und Dunste 
allein vermahlen und hier-

Nah/gut 

.\blJ. ;)17. :'fOhJe von Sch""j" 
( En"J~il)rmUhJe). #eh/ 

durch eine Steigerung der Reinheit (Weiße) des Mehles erzielt. Auch finden 
Walzenmühlen in der Zementfabrikation beim Feinschroten von Kalkstein 
lind Ton Verwendung oder dienen der Herstellung von Buchdruckfarben, 
dem Feinmahlen und Mischen von Kakaomasse, dem Zerkleinern von 01-
samen, dem Schroten des Malzes in Brauereien usw. 

Die Mahlwerkzeuge sind paarweise zusammenarbeitende zylindrische 
Walzen am; HartgußI, Porzellan, Granit, Grünstein usw. von im Mittel 200 
bis 500 mm Durchmesser und 300 bis 800 mm Ballenlänge. Die kleinsten 
Walzen von 75 bis 160 mm Stärke und 185 bis 480 mm Länge finden in 
Farbenreibmaschinen, die größten von 600 bis 700 mm Durchmesser und 
370 bis 480 mm Länge in der Olfabrikation Anwendung. Die gegenseitige 
Berührung zweier zusammenarbeitender Walzen erfolgt theoretisch in einer 
geraden Linie, der "Walzlinie"; in Wirklichkeit, infolge der elastischen 

I Hartgußwalzen wurden 1875 von J/echwart in die Getrt>idemüllert'i eingefühlt; 
vgl. Zeitsrhr. d. Ver. dt'ut.srh. lng. 1897, S. 338. 
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Nachgiebigkeit dts Walzenstoffes, auf einer schmalen Rechteckfläche, welche 
die Arbeitsfläche der Walzen bildet. Für die Erzielung feinster Mehle müsl:len 
die sich berührenden Walzen während der Drehung in der Walzlinie licht
dicht aneinanderschließen. Die hierfür erforderliche genaue Formgebung 
kann nur durch die sorgfältigste Bearbeitung des Walzenmantels durch 

~ L _________ ..J 

~I L _________ --' 

I~ L _________ J 

~ L _________ .J 

Abb . .318_~ Walzenrilfelung. 

Abdrehen, Schleifen und Polieren sowie durch 
eine dem Zweck entsprechende Lagerung der 
Walzen im Walzenstuhl erreicht werden. Für 
die Herstellung grober Mehle oder grießiger 
Mahlerzeugnisse wird die Walzenumfläche in 
der Achsenrichtung oder schräg zu dieser mit 
1: 20 Neigung geriffelt. Im letzteren Fall 
kreuzen sich die Riffeln zweier zusammen
arbeitender Walzen an der Berührungsstelle 
und wirken scherenartig zusammen. Hierdurch 
wird das bei axial verlaufenden Riffeln leicht 
eintretende Ineina'ndergreifen und Ausbrechen 
der Riffelzähne vermieden. Die Abb. 318 bill 
322 zeigen übliche Querschnittsformen der 
Riffelung. Die Riffelteilung t ist je nach dem 
Verwendungszweck verschieden und schwankt 
etwa zwischen 0,6 und 3 mm, 

Die Umfangsgeschwindigkeit der an der EinzugsteIle stetS gegcllein- · 
ander ~ufendcn Walzen beträgt im allgemeinen 

bei kleinen Schrotmühlen . . 0,2 bis 1,8 mjSl'k. 
" Farb- und Kakaomühleit 0,5" 2,0 
.. Getreidemühlen . . . . . 2,25 " 2,5 
" Malzschrotmühlen . . . . 3,4" 5,5 

Zusammenarbeitende Walzen besitzen stets verschieden große LmfangN
geschwindigkeiten. Meist stehen diese im Verhältnis I : 1,5 bis I : 3. Durch 
das hierdurch veranlaßte Gleiten in der ,Walzlinie ist'die mahlende Wirkung 
der Walzen bedingt. Die Verschiedenheit.wird erreicht 

be~ gleichgroßen Walzen durch. verschiedene L!p.laufzahlen, 
bei verschieden großen 'Walzen durch gleiche oder verschiedene Um

laufzahlen. 
Wie bei den Quetschwalzwerken wird auch bei den Walzenmühlen der 

Abstand zweier zusammenarbeitender Walzen durch eine Schrauben- oder 
ExzentersteIlung bestimmt. Die geringe Korngröße der Mehle stellt an diese 
Einstelleinrichtung die höchsten Anforderungen, da sie die genau parallele 
Einstellung der Walzenachsen erfordert. Auch wird die verstellbare Walze 
durch Gewichts- oder Federdrnck so belastet, daß das Mahlgut den erforder
lichen Druck empfängt, ohne daß jedoch das Ausweichen der Walze bei dem 
zufälligen Eintritt eines zu festen Körpers verhindert ist. 

Die Abb. 323 bis 325 geben einige Beispiele für die Anordnung der Walzen 
im Walzenstuhl. 



Die Zerkleinerungsma.schinen. 291) 

Abb. 323 zeigt · eine landwirtschaftlichen Zwecken dienende Schrot
mühle mit zwei gleichgroßen, nebe~einil.nderliegenden Rüfelwalzen von ISO mm 
DurchmeSser und 280 mm Länge, deren Umfangsgeschwindigkeiten um etwa 
33 v. H. verschieden sind. Die eine der Walzen ist mit schmalen Randscheiben 
versehen, zwischen welche die andere Walze tritt. Die Zuführung des Mahl
gutes wird durch die langsam umlaufende Speisewalze im Verein mit der 
stell baren Klappe ageregelt. Eine Schrotmühle mit ungleichgroßen Walzen (40 
und 102. mm), deren Umfangsgeschwindigkeiten um 70 v. H. abweichen, gibt 
Abb. 324 wieder. 

Die Betrie bs
arbeit derartiger 
kleiner Schrotmüh
len ist I bis 1,25 
PS bei einer Stun
denleistung von 

durchschnittlich 
300 bis 400 kg 
Gersten- oder Erb
senschrot, der Wir
kungsgrad im Mit
tel 0,8. 

Ferner zeigt die 
Abb. 325 eine An
ordnung von Wal
zenmühlen mit 
Ü bereinanderlieg~n

den Walzen von 200 
bis 400 mm Durch
messer und bis 1000 
mm Länge, die in 

Getreidemühlen, 
Zementfabriken 

Abb. 8'23-826. Walzenmühlen. 

nsw. Verwendung finden. Um das Verstäuben des Mahlgutes zu verhindern. 
sind die mit etwa. 2,5 m Umfangsgeschwindigkeit in der Sekunde umlau
fenden Walzen in ein Gehäuse staubdicht eingeschlossen, dessen Glasfenster a 
die Beobachtung des Mahlvorganges gestatten. Die Zuführung des Mahl
gutes wird durch kleine Speise walzen b vermittelt, die zugleich im Mahlgut 
enthaltene Fremdkörper., wie Steine, Eisennägel u. dgl., zurückhalten. Ab
streifer c reinigen die Arbeitsflächen der Walzen und Leitbleche d schützen 
den Arbeiter vor unbedachtem Eingriff in den Walzenschluck. Bei der Er
zeugung grießigen Mahlgutes von 1,5 bis 3 mm Korngröße aus Kalkstein oder 
Ton beträgt der Arbeitsverbrauch etwa 10 bis 12 PS bei 300 bis 400 kg 
Leistung fhr I PS und I Stunde. 

Als . Farbm.ühlen , Kakaomühlen u. dgl. dienende Walzenmühlen ent
halten drei und mehr nebeneinander liegende Walzen VOll gleicher Größe 
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(Abb. 326 1). Diese sind durch Zahnradvorgelege derart miteinander ver
bunden, daß ihre Umfangsgeschwindigkeiten von der Eintrittstelle ades 
l\fahlgutes ausgehend, allmählich zunehmen. Bei der dargestellten Mühle 
betragen z. B. die Umfangsgeschwindigkeiten der aufeinanderfolgenden 

Kakaomilhle. 

Walzen 450, 562,5, 1687,5 
mmJSek., stehen also in den 
Verhältnissen 1 : 1,25. : 3,75. 

Die feuchtvermahlenen 
Stoffe haften infolge ihrer 
brei artigen Beschaffenheit 
an den Walzen und werden 
hierdurch den aufeinander
folgenden Walzen, zugefiihrt. 
Federnd . angedrückte Ab
streifmesser b halten den 
rückwärtslaufenden Um
fangsteil der Walzen frei. 

4. Die Kegelmühlen. 
Für die überführung mittel harten Mahlgutes, wie Steinsalz, Sulfat, 

Kohle, Ton, gedämpfte Knochen u. dgl. in ein mit GriEß und Mehl vermischtes 
grobkörniges Haufwerk bis herab zur Linsengröße ist die Kegelmühle infolge 

Abb. 327. Kegelmühle. 

der Einfachheit ihres Baues und der 
damit zusammenhängenden Unempfind
lichkeit sowie infolge ihrer großen 
Leistungsfähigkeit eine geeignete Zer
kleinerungsmaschine. Wie aus der Ab
bildung 327 zu ersehen ist, sitzt ein 
kegelförmiger, nach oben' verjüngter 
Läufer a innerhalb eines sich nach oben 
erweiternden, ebenfalls kegelförmigell 
Mahlgehäus€s b und wird mittels des 
Triebwerkes cumgetrieben, 

Die Arbeitsflächen der beiden, meist 
aus Hartguß'bestehenden Kegel sind 
mit gruppenweise angeordneten Zähnen 
besetZ'lf( die in der Achsenrichtung 
liegen und nach unten an Höhe ab
nehmen. Sie beginnen sämtlich an 
den unteren Kegelrändern, sind aber 

vcrs~hieden lang, so daß das Mahlgut, das bei großen Mühlen in Stücken 
his zu Faust- und Kopfgröße eingetragen wird, sicher erfaßt und vorgebrochen 

) Nach DingI. polyt. Journ. 1857, 13<1. 145, S. 335, sind derartige Miihlen von Ger-
1I/I/in in PariB in die Hehokoladefabrikation eingeführt worden, 
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wird, ehe es in die feinere Verzahnung des unteren Teiles der Kegel gelangt. 
Die feinste Verzahnung trägt ein nahezu zylindrischer Ring d am-' unteren 
Läuferende, dessen Abstand von dem unteren, ebenfalls fein verzahntEm Rand 
des Gehäuses die Endgröße des Mahl
gutes bestimmt. Durch die Höhen
einsteIlung des Läufers mittels der 
Stellschraube e kann die _ Kornfein
heit verändert wer.den. 

Nach Rittinger zerkleinert eine 
Kegelmühle mit 1100 nUll unterem 
Läuferdurchmesser und 475 mm 
Läuferhöhe bei 12 bis 16 Läufer
drehungen in der Minute und 3 PS 
Arbeitsverbrauch 6250 kg Stein
kohlen in 1 Stunde von 158 mlll 
auf 13 nUll Korngröße. Kerpely 1 

gibt dagegen die Leistung einer 
gleichgroßen Kohlenmühle auf 
20000 kg an. Kru p p - Gruso n 
baut Kegelmühlen von 250 bis 
1250 mm Durchmesser des unteren 
Uuferendes mit 1 bis 8 PS Arbeits
verbrauch und 500 bis 20 000 _ kg 
Stundenleistung. Die Umfangs
geschwindigkeit des unteren Läufer
randes beträgt hierbei durchschnitt
lich 3,6 m in 1 Sekunde. 

Kleine Kegelmühlen finden als 
GewÜfzmühlen, Kaffeemühlen usw. 
Verwendung. In seltenen Fällen, 
z. B. bei der Schnupftabakfabri
kation, werden Kegelmühlen mit 
nach abwärts verjüngtem und um 
Seine Achse schwingendem kegelför
migen Läufer benutzt 1. 

Abb. 3".?8. Kollergang mit festem Teller. 

5. Die Koller- und Rollmühlen. 

A 

8 

Das kenllzeichnende Merkmal dieser Mühlen ist die Wälzbewegung des 
Läufers auf einer kreisförmigen Mahlbahn. Je nachdem hierbei der Mahl
druck dem Eigengewicht des Läufers entstammt oder die Folge der Flieh
kraftwirkung ist, welche der in raschem Umlauf auf der Mahlbahn rollende 
Läufer auf das )Iahlgut ausübt, werden Kollergänge und Rollmühlen 
unterschieden. 

1 Kerpefy: Anlagen, So 442 bis 444. 
2 Arlll~l1g(l/ul; Publ. ind. Bo. 8, S. 12/f., Tafl'l I; Bd. 12, S. 287, TaM 25. 
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Die Kollergänge. 
In der Regel besitzt ein Kollergang,. entsprechend der Abb. 328, zwei 

gleichachsig gelagerte zylindrische Läufer a, die Koller oder Kollerstei nel , 

die auf einer kreisförmigen, wagerecht liegenden, ebenen Mahlbahn b, dem 
Mahlteller oder Bodenstein, rollen und dabei eine die Mitte der Mahl
bahn senkrecht durchragende Welle, die Königswelle c, umkreisen. Die 
Läuferachsen sind der Mahlbahn gleichgerichtet und mit der Königswelle 
entweder starr oder, wie die Abbildung es zeigt, mittels Schleppkurbeln d 
beweglich verbunden2 • Im letzteren Fall können die Läufer solchen Mahl
gutteilen, die eine bE)sonders große Festigkeit besitzen, durch Abheben von 
der Mahlbahn ausweichen. Durch Aufhängen der Läuferachsen an einem ober-

Abb.829. Kollergang mit DrehtelIeI'. 

halb der Läufer mit der Königswelle verbundenen Träger e kann auch die 
Berührung zwischen Läufer und Mahlbahn ganz vermieden und die Einstellung 
auf eine bestimmte Korngröße bewirkt werden. 

Nach einer anderen Bauart der Kollergänge sitzen die Läufer ortfest 
auf einer in festen Lagern a, Abb. 329, liegenden Achse b oberhalb des die 
Drehung von der Königswelle cerhaltenden Mahltellers d. Verschieden großer 
Abstand der Läufer von der Tellermitte- gestattet auch bEi schmalen Läufern 
und großem Mahlteller eine gute Ausnutzung der Mahlfläche. 

Die Breite der zylindrischen Arbeitsfläche des Läufers bringt es mit sich, 
daß bei dem Durchlaufen der kreisförmigen Mahlbahn nur an derjenigen Stelle 
ein reines Abwälzen der beiden Arbeitsflächeb aufeinander stattfindet, an 
der die beiden sich berührenden Wälzkreise gleiche Größe haben. Sowohl 

I Kegelförmig gestaltete Läufer, deren Achsen sich im Mittelpunkt der ebenen 
oder kegeligen Mahlbahn schneiden, wie bei dem "KollergBng" von Schranz (DRP. 
Nr. 12660 vom 19. Mai 1880), wirken nur zermalmend, nieht zprmahlend auf das Zer
kleinerungsgut. 

2 Gr'UAon: DRP. Nr. 11 246 vom 4. Dezember 18ifl. Siehe auch Armengaud: 
Publ. ind. 1877, Bd. 23, Tfl. 42. 
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nach der Mitte als nach dem Umfang der Mahlbahn hin findet eine Zunahme 
des Größenunterschiedes der Wälzkreise statt und damit die Steigerung 
des die Mahlwirkung zur Folge habenden Gleitens der Mahlflächen anein
ander. 

Den Mahlteller umgibt ein Bord, der das Mahlgut gegen Herabgleiten 
von der Mahlbahn schützt, während dieses wiederholt der mahlenden Wirkung 
der Läufer unterliegt. 

Die Mahlbahn und die Läufer der Kollergänge bestehen aus Sandstein, 
Granit, Marmor oder Hartguß. Im letzteren Fall wird die Mahlbahn vielfach 
aus me~ren Kreisausschnitten aus Hartgußplatten zusammengefügt, welche 
in die innere Vertiefung des Mahltellers eingelassen und auswechselbar sind. 
Die Läufer werden ebenfalls zum Zweck des Auswechselns der .Mahlfläche 
mit Hartgußringen umgeben. 

Sowohl das für die wiederholte Bearbeitung erforderliche Zurückhalten 
des Mahlgutes auf der Mahlbahn als auch sein Austragen nach erfolgter 
ZerkleinerUng wird durch Schaber oder 
Scharreisen geregelt; die an die Königs
weIle angeschlossen sind und mit ihr um
laufen. Durch entsprechende Lagenänderung 
derselben wird die eine oder andere Wir
kung erzielt. In den Abb. 328 Bund 330 
bezeichnet 11 die für das Unterschieben, 12 
die für das Austragen geeignete Stellung 
der Scharrwerke. 

Die Kollergänge dienen vornehmlich 
zum Vermahlen aller Arten von Gesteinen 
und Erden in Zement- und Tonwarenfabriken, 
Gießereien, Asbestfabriken usw., sie werden Abb.880. Mahlteller mit Austragro8t. 

aber auch zur Zerkleinerung von Ölsamen, 
Drogen und Chemikalien verschiedener Art verwendet. Seiner Beschaffenheit 
und seinem Verwendungszweck entsprechend wird das Mahlgut im trockenen 
oder durchfeuchteten Zustand verarbeitet und werden hiernach Trocken
und Naßkollergäng.e unterschieden. Die Trockenkoller besitzen vielfach 
einen geschlossenen Mahlteller. Das Austragen des zerkleinerten Gutes er
folgt bei ihnen entweder durch eine verschließbare Öffnung des Tellers oder 
des Tellerrandes, oder nach Abb. 330 durch einen ringförmigen Rost von 12 bis 
22 mm Spaltweite, der den Mahlteller innerhalb des Bordes umgibt. Die 
letztere Anordnung ist auch für Naßkoller gebräuchlich. 

Kollergänge mit stufenförmiger Ausbildung des umlaufenden Mahl
tellers und mit Läufern verschiedener Größe wurden zuerst von J. Pym 1 

angegeben und werden neuerdings nach dem Patent von Gielow von R. Rau
pack in Görlitz mit der Maßnahme ausgeführt, daß der Abstand der einzelnen 
Läufer von der Mahlbahn von 30 auf 0 mm abnimmt. Das Mahlgut wird in 
der Nähe der Tellermitte, wo der Abstand am größten ist, aufgegeben und 

1 Engl. pat. Nr. 3033 vom 31. Dezember 1853. 
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wandert, während es zerkleinert wird, dem durchbrochenen Rand des Mahl
tellers zu. Einen Kollergang mit. kugelförmigen Läufern und feststehender 
rinnenförmigerMahlbahn gab J. Wallist, einen solchen mit umlaufender 
Mahlbahn L. Belltord2 an. Beachtenswerte Vorschläge für die Erhöhung 
der Wirksamkeit des. Kollerganges machte Grammel auf Grund von Studien 
über den Kurvenkreisel 3• 

Grenzwerte für die Größenabmessungen vQn Kollergängen sind: 

Läuferdurehmcss<'T 
Uuferbreite . 
Läufergewicht . . 
Läuferumläufe . . 
Arbeitsverbraueh . 
Leistung an Kalkstein 

650 bii; 
200 .. 
250 " 

20 ., 
1 

100 " 

1800 mm 
450 " 
6000 kg 
10 tjMin. 
35 PS 

15000 kgjSt. 

Die Rollmiiblcll. 

Als die älteste AusführungsfOl:m der Rollmühle dürfte die in amerika
nischen Schmelztiegelfabriken zum Feinmahlen des blättrigen Graphits be

Abb. 33i. Amel'ik. Graphitmühle. 

nutzte und in Abb. 331 wieder-
gegebene zu betrachten sein4 • Der 
Erfinder ist in der unten verzeich
neten Patentschrift nicht genannt. 
Die Mühle besteht aus einem sich 
drehenden Mahlteller a, der mit 
einem Austragsieb b versehen. ist 
und auf dessen ringförmiger Mahl
bahn vier Kugeln c von je 15 kg 

a. Gewicht von einem Treiber in Un:
lauf versetzt werden. Die Kugeln 
liegen frei in Ausschnitten der ent
gegengesetzt zum Mahlteller um
lauf~nden Treibscheibe d, so daß 
sie die Fliehkraft gegen die Mahl
bahn preßt. Das rohe Mahlgut 

fließt der Treibscheibe nahe der Drehachse zu und wird von ihr auf die 
Mahlbahn geschleudert. Das Mehlfeine wird durch das Sieb ausgetragen. 

Auf der gleichen Grundlage beruht die zum Feinmahlen von Quarz 
benutzte Rollmühle von Howlandß, bei welcher scheibenförmige Läufer von 
250 mm Durchmesser, 113 mm Dicke und 40 kg Gewicht benutzt werden, 

1 Engl. Pat. Nr. 14187 vom 24. Juni 1852. 
~ Engl. Pat. Nr. 1197 vom 29. Dezember 1852 u. Nr. 1476 vom 17. Juni 1853. 
a R. Grammel: Kurvenkreisel und Kollergang. Ztsehr. d. Ver. deutsch. Ing. 1917, 

1". 572. Siehe auch H. Lorenz: Technische Anwendungen der Kreiselbewegung. Ebenda . 
. l!H 9, S. 1224. 

4 Engl. Pat. Nr. 2113 vom 12. I"cptembcr 1853. 
;, WOChPllRChr. d. Ver. deutHl'h. Ing: 1881, 1". 227. 
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sowie aus neuerer Zeit die in Abb. 332 dargestellte Kugelrollmühle der 
Ge br. Pfeiffer in Kaiserslautern. Die letztere dient zur Herstellung der 
feinsten Mehle, sofern ein' mit der Treiberachse a verbundener Ventilator b 
einen Luftstrom erzeugt, der, am Einlanftrichter c des Mahlgutes eintretend, 
die durch die Treiberbewegung 
aufgewirbelten feinsten Mahlgut
teilchen beständig in das die 
Mühle umschließende Gehäuse d 
ausbläst. 

Rollmühlen mit in senk
l"Cchter Ebene umlaufenden Läu
fern sind ·u. a, die bei der Zer
kleinerung von Mineralien, Kalk, 
Knochen, Getreide usw. benutzte 
"Pulverisiermühle" des Englän
ders LUCOpl und die fast gleich
zeitig von dem Franzosen H anctin 
angegebene "Pulverisiertrom
mel"2, von welcher Abb. 333 
einen Querschnitt darstellt. Die 
festliegende zylindrische Mahl
trommel a ist '2000 mm lang 

Abb. :1:12. Hollmllhl,e von Pleiller. 

und im Innern 800 mm weit. Ein im Innern der Trommel und gleichachsig 
mit dieser liegender Hohlzylinder von 700 mm' äußerem Durchmesser bildet 
den Treiber b. Er ist in den Endböden der .Trommel gelagert und dreht sich 
mit 60 bis 150 Umdrehungen in der MInute um seine Achse. In etwa' 300 
auf Schraubenlinien angeordneten Bohrungen der 
Treiberwand liegen lose 80 UUll großeünd 2 kg 
schwere Eisenkugeln c, die bei dem Umlauf des 
Treibers durch die Fliehkraft an die Trommel
wand angepreßt werden. Hierbei rollen sie an 
dieser ab und zerreiben das an dem einen Trommel
ende zugeführte Mahlgut, während es dem anderen 
Trommelende zustrebt. An diesem verläßt das ge
bildete Mehl entweder die Trommel,' oder es 
wird so lange bearbeitet, bis es, zn feinstem 
Pulver zermahlen, durch einen in die Trommel 

Abb.3013. Rollmllhle von Hanrtin. 
geleiteten Luftstrom aus dieser ausgeblasen wird. 

Eine Mühle der angegebenen Größe lieferte bei 60 bis 65 Treiberdrehungen 
in 1 Minute und 4 PS l\rbeitsverbrauch, in der Stunde liiO kg Holzkohlen
pulver bzw. 200 kg feinstes Zuckermehl. 

1 Eng\. Pat. NI'. 1429 vom 20. April 187;). 
2 Ding!. polyt. Journ. 1876. Bd. 220, H. 405; Armengnud: Pub!. ind. 18i7. Bd. 23. 

S. 383. Tf!. 32; DR~. Nr. 757 vom 21. Augw<t 1877. 
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Die neueste Bauart der Rollmühle vertritt" die von Grillin erfundene 
"Pendel-" oder ,$chwungwalzenmühle", qer die in Abb. 334 skizzierte Eü;
richtung zugrunde liegt. Das Mahlgut wird unter Vermittelung der Förder
schraube a dem allseitig geschlossenen Mahlgehäuse b zugeführt, das den 
zylindrischen Mahlkranz c enthält. In gleicher Höhe mit diesem Kranze ist 
ein kegelförmiger Läufer d mittels eines außerhalb des Gehäuses liegenden 
Kügelgelenkes e pendelnd aufgehangen. Bei der von der Riemenscheib(' i 

Abb. 3M. Röllmühle von Griffin. 

ausgehenden Drehung der Pendelstange und Auslenkung aus der Mittellage 
schwingt das Kroispendel so weit, bis der Läufer den Mahlkranz erreicht 
und, durch die Fliehkraft angepreßt, auf ihm abrollt. Die mit dem Läufer
umlauf verbundene Luftbewegung kann durch Anfügen von Ventilator
flügeln t an die Pendelstange gesteigert werden. Sie treibt das Feinmehl 
durch das in die Gehäusewand eingesetzte Sieb g in den Behälter b, dem es 
die Förderschraube h stetig entnimmt. Feuchtes Mahlgut, z. B. Rohphosphat, 
wird gleichzeitig durch den Luftstro~ getrocknet. Die Grillinsche Pendel
mühle arbeitet meist mit zwei oder drei Pendeln und wird von den Fabriken 
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in verschiedenen konstruktiven Durchbildungen ausgeführt, worübpr u. R. 

die unten verzeichnete Quelle Aufschluß gibtl. 

6. Die Trommelmühlen. 
Das wesentliche Merkmal der Trommelmühle ist ein drehend bpwegtes 

Mahlgehäuse zur Aufnahme des Mahlgutes und der zur Zerkleinerung dieses 
dienenden freibeweglichen Läufer. Diese Läufer sind entweder Walzen, 
deren Länge gleich ist der Länge des Mahlgehäuses2, oder Kugeln. Im letz
teren Fall, der der gebräuchlichste ist, werden die Trommelmühlpn auch 
Kugelmühlen genannt. 

Das Mahlgehäuse oder die' Trommel bildet ein hohler Drehkörper, meist 
ein Zylinder, dessen geometrische Achse die Drehachse ist und in der Regel 
wagerecht, bei Abweichungen von der Zylinderf.orm aber auch geneigt ge
lagert ist; Die Trommel wird nur teilweise mit dem Gemenge aus Kllgeln 
und Mahlgut angefüllt, so daß dieses bei ruhender Trommel eine wagerechte , 
Oberfläche besitzt. Wird die Trommel in sehr langsame Drehung versetzt; 
so nimmt die Trommelfüllung als Ganzes anfangs hieran teil. Es neigt sich 
die Oberfläche der Füllung allmählich mehr uJ?~ mehr, bis die Oberflächen
schicht nach dem tieferen Teil der. Trommel herabgleitet, wenn die Neigung 
die Größe des der Füllung zuk@mmenden Böschungswinkels erreicht. Bei 
schnellerer Drehung der Trommel wird auch die Füllung rascher gehoben. 
und es bewirkt' die stärkere Beschleunigung der lose gelagerten Einzelteile 
ein Voreilen dieser gegen die Trommeldrehung. Hiermit ist eine Lockerung 
des Gefüges der Füllmasse verbunden, die mit weiterer Zunahme der Dreh
geschwindigkeit .ebenfalls zunimmt. Gleichzeitig wächst hierdurch die auf die 
Geme{lgteile wirkende Brschleunigungskraft und erreicht eine solche Größe. 
daß die Teile über die Böschungsgrenze emporgeschleudert werden, bis sie 
im freien Fall, einer Wurfparabel folgend, nach dem Trommeltiefsten zurück
gelangen3 • Hier wird durch Aufprall und Reibung an dem der Trommel
drehung folgenden Gemenge die lebendige Kraft der fallenden Gemengteile 
in Formänderungsarbeit und Zerkleinerungsarbeit umgesetzt. Eine weitere 
Steigerung der Drehgeschwindigkeit der .Trommel steigert schließlich die 
Fliehkraft des Kugel- und Mahlgutgemenges so weit, daß dieses am Umfang 
der Trommel haftet und dem Umlauf der Trommel folgt. Es hört die Relativ
bewegung zw~schen. Trommel und Gemenge auf, so daß von den Kugeln 
keineZerkleinerungsarbeit geleistet wird. 

Ist G kg das Gewicht einer Mahlkugel, 
Dm .de.r Innendurchmesser der Mahltrommel, 
n ?eren Drehzahl in der Minute, 
g m die Fallbeschleunigung, 

-----
l·Zeitschr. d. Ver.:deutBCh. IJ.Ig. 1906, S. 1590, 1671; 1910, S. 60; Hni, S. 5;5_ 
2 Vethandl. d. Ver. z. BefÖrd. d. Gewerbefleißes in Preußen 1844, S. 125; R. Maraden 

in Leeds: Engl. Pat. Nr. 2717 vom 31. Juli 187.5; E. Pohl in Nippes b. Köln: DingI. polyt. 
Journ. 1880, Bd. 236, S.· 464. 

3 Vgl. Herrn. Fischer: Arbeitsvorgang in Rohrmühlen. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 
1904, S. 437. 
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RO ergibt sich angenähert die Drehzahl der Trommel, bei welcher die Kugeln 
noch Mahlarbeit leisten, nach der Gleichsetzung des Gewichtef; (; und der 

G 2 D2;n2 n2 
Fliehkraft C = aus der Vngleichung 

.Q 602 D 
43 n< 
iD 

Die Erreichung möglichst großer Mahlleistnng läßt es zweckmäßig er-

. ( 43 ) scheinen, den Wert von n Reine~ oberen Grenze n = in möglichst zu nähern, 

dagegen wird ein kleines n mit Sicherheit den Eintritt des Mahlvorganges 
verbürgen. Die Erfahrung lehrt, daß Kugelmühlen dann eine befriedigende 
Leistung ergeben, wenn die Umfangsgeschwindigkeit der Trommel etwa 
1,4 bis 2,1 m in I Sekunde beträgt. Das ergibt für die üblichen Trolllmel
größen von 0,5 bis 1,7 m Drehzahlen, die um Li bis 28 v. Ii. kleiner sind 
all' der obClre Grenzwert von n, so daß mit guter Annäherung gesetzt werden 
kann 

für Trommeln von D~. 0,8 m : n 

für Trommeln von D > 0,8 m : n = 

37 

iD 
31 

i D 
Der zur Herstellung der Kugeln verwendete Werkstoff wird durch die 

Art und Verwendung des ~ahlgutes bestimmt. Sofern ein großes Kugel
gewicht die Mahlarbeit fördert, werden zweckmäßig Metall- oder Steinkugeln 
verwendet, die mit hohem spezifischen Gewicht große Härte und Festigkeit, 
also geringe Abnutzung bei mäßigem Preis verbinden. Unter den Metallen 
nimmt Hartguß und Stahlguß in allen den Fällen die erste Stelle ein, wo eine 
Beimischung von Eisenabrieb dem Mahlgut nicht schadet. "Venn die's der 
Fall oder durch Funkenreißen eine Entzündung des Mahlgutes zu befürchten 
iRt, z. B. bei der Herstellung von Schießpulver, finden Kugeln aus harter 
Bronze (70 v. H. Kupfer, 25 Y. H. Zinn) oder Zink Anwendung. Infolge des 
starken Saugens des Zinkes beim Guß besitzen die letzteren häufig Hohl
räume, die bei den wiederholten Stößen, welche die Kugeln in der Mühle er
leiden, zu erheblichen Formänderungen Veranlassung geben. Für Kugeln 
größeren Durchmessers ist der Stahlguß dem Hartguß vorzuziehen, da der 
letztere nach dem Abarbeiten der' harten Außenschicht an Härte verliert 
und dann einen größeren Abrieb ergibt. Als Steinkugeln finden häufig rund
lich gestaltete Quarze (Feuersteine, Flintsteine) Verwendung, wie sie am 
Meeresstrand zu finden sind, oder es werden unglasierte Porzellankugeln 
zur Füllung der Mühle verwendet. Durch. besonders große Härte ausge
zeichnet erweisen sich Kugeln aus gebranntem Speckstein, für die die Ab
fälle der Gasbrennerfabrikation den Rohstoff liefern. 

Die Größe der Kugeln schwankt in weiten Grenzen, und zwar bei Bronze
kugeln zwischen 5 bis 15 mm, bei Eisenkugeln zwischen 40 bis 125 mm. 
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Die mittlere Größe der Flintsteine kann zu etwa 30 bis 40 mm angenommen 
werden. Teils sind die Kugeln !:liner Trommelfüllung von gleicher Größe, 
teils werden verschieden große Kugeln gemischt verwendet. Das zur Füllung 
benutzte Kugelgewicht wird entweder auf das Gewicht des in der Trommel 
befindlichen Mahlgutes oder auf den Rauminhalt der Trommel bezogel1-
Im ersten Falle kommen z. B. 90 bis 100 kg Bronzekugeln von 13 mm Durch
messer auf 70 bis 80 kg oder 150 kg Bronzekugeln von 4 mm Durchmesser 
auf 18 kg Mahlgut (Holzkohle, Schwefel, Salpeter). In den Glasurmühlell 
der Porzellanfabriken mischt man gleiche Gewichte von Porzellan- oder 
Glaskugeln und Glasflußmasse. Bei gewöhnlichen Kugelmühlen schwankt 
die Eisenkugelfüllung je nach der Größe der Mühle etwa zwischen 200 und 
600 kg für 1 cbm Trommelinhalt, und bei Rohrmühlen rechnet man etwa 
1600 kg Eisenkugeln bzw. 600 bis 800 kg Flintsteine auf 1 cbm Trommel
inhalt. 

Wie die Kugeln, so wird auch die Arbeitsfläche des Mahlg~häuses aus 
einem Werkstoff gebildet, der nur geringer Abnutzung unterworfen ist, und 
wird bei der Wahl desselben die Eigenart des Mahlgutes berücksichtigt. Viel
fach wird dieser Werkstoff, seinem höheren Wert entsprechend und um 
bei erfolgter Abnutzung die Auswechslung zu ermöglichen, nur zur Aus
kleidung des Trommelinmirn benutzt und die Trommel selbst aus Eisenblech, 
Grauguß oder Holz heriestellt. Hartguß und Stahlguß sind auch hier die 
am meisten benutzten Werkstoffe, nur in Fällen, wo die Verunreinigung 
des Mahlgutes durch Eisen ferngehalten werden muß, z. B. in der Porzellan
fabrikation, greift man zur Auskleidung der Mahltrommel mit Glas-, Porzellan
oder Mettlacher Platten. 

Ein Bild der Abnutzung, welche die Mahlwerkzeuge heim Gebrauch 
erleiden, bieten beispielsweise die folgenden, auf die Zerkleinerung von Kupfer
schiefer bezüglichen Zahlen: Auf 100 t Mehl betrug der Abrieb der .Guß
stahlkugeln 3,7 kg, derjenige des aus Hartgußstäben bestehenden Trommel
futters 12 kg 1. Auf das Fcinmahlen von 10 t Zement' rechnet man nach 
Naske2 etwa 1 kg Verbrauch an Feuersteinen. Die Abnutzung wird wesent
lich durch die Härte des zur Verarbeitung kommenden Mahlgutes bedingt. 
Bei genügender Härte der Mahlwerkzeuge eignen sich diese für die Zerklei
nerung der verschiedensten Stoffe, auch für solche, die, wie z. B. Thomas
schlacke, häufig Eisenkörner beigemengt enthalten, so daß ihre Zerkleinerung 
auf anderen Mahlmaschinen ausgeschlossen ist. Die Kugelmühlen finden 
daher sowohl Anwendung bei dem Vermahlen wenig harter und fester 
Stoffe, wie gebrannter und ungebrannter Ton, Kalk, Traß, Bimsstein, Gra
phit, Steinkohle, Koks, Borax, Alaun, Schwefel, Salz, Farbstof~e u. dgl.. 
als auch bei dem Feinmahlen sehr harter und fester Stoffe, wie Zementklinker, 
Schwefelkies, Schmirgel, Basalt, Quarz, Erz, Schwer- und Feldspat usw. 
Sie werden hierbei meist als TrockenmühlE:ln, zuweilen aber auch, z. B. in 
Farbenfabriken, als Naßmühlen verwendet. 

1 Stahl u. Eisen 1890, S. 318. 
2 Naske: Zementfabrikationund Zerkleinerungsmaschinen. 

F i 8 C her, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 20 
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Die Vermahlung erfolgt in den Kugelmühlen entweder satzweise oder 
in ununterbrochener Folge. Bei der satzweisen Vermahlung wird eine Trom" 
melfüllung . so lange der Mahlwirkung unterworfen, bis die genügende Zer" 
kleinerung der ganzen Masse erfolgt ist. Es wechselt daher beim Betrieb 
zeitlich das Beschicken, Zerkleinern und Austragen des Mahlgutes regel" 
mäßig ab. Der stetige Mühlenbetrieb hat nicht nur das stetige Eintragen 
neuen Mahlgutes zur Voraussetzung, sondern auch das ununterbrochene 
Austragen des Mahlgutanteiles, der bereits genügend zerkleinert ist. Hier
durch wird die Mahldauer erheblich abgekürzt und die Leistung der Mühle 
erhöht. Der Grad der Zerkleinerung wird bei den stetig arbeitenden Kugel
mühlenentweder durch Siebabscheidung1, durch die Zeit der Vermahlung2 

oder durch einen Luftstrom3 von solcher Geschwindigkeit bestimmt, daß 
in ihm die auszutragenden Mahlgutteile in der Schwebe erhalten bleiben. 

Abb. 88I>-l!S6. Kugelmühle für satzweise Vermahlllng. 

Die Siebabscheidung findet im allgemeinen bei der Gewinnung eines 
groben Mahlerzeugoisses Anwendung. Die beiden anderen Verfahren führen 
zur Gewinnung der feinsten Mehle. Als Maß für die erlangte Mehlfeinheit 
dient in der Regel der pr<?zentuale Rückhalt ~ines Siebes von bestimmter 
Maschenzahl, z. B. 1 bis 2 v. H. Rückhalt eines 900-, 18 bis 20 v. H. Rück
halt eines 5000-Maschensiebes. Im allgemeinen ist bei der Herstellung sehr 
feinkörniger Mehle die Verschiedenheit der Korngröße bei Siebaustragung 
größer als bei Zeitaustragung. Beispielsweise ergab die Untersuchung von 
Zementmehl im ersten Falle einen Feinmehlgehalt von 50 bis 60 v. H.; im 
zweiten Falle einen solchen von 75 bis 80 v. H. 

Als Beispiele für Kugelmühlen mit satzweiser Vermahlung geben die 
Abb. 335 und 336 zwei übliche Formen wieder, die in Laboratorien, Drogen
aufbereitungsanstalten usw. für das Vermahlen kleinerer Mahlgutmengen 
verwendet werden. Die kreisförmigen Mahlgehäuse a sind aus Stahlguß 
hergestellt und sitzen am "Ende einer wagerecht oder geneigt liegenden Welle b, 
die unmittelbar oder durch ein Radvorgelege Drehung erhält. In der Abb. 335 

1 Gehr. 8ackaenberg u. BrückMr: DRP. Nr. 795 vom 22. September 1877. 
2 Konow 11. Davidson: DRP. Nr. 62871 vorn 30. Juni 1891. 
a Gr"U8on: DRP. Nr. 21826 vom 16. Juli 1882. 
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ist das Gehäuse bei c geteilt, so daß die Mühle nach Abheben des oberen 
Trommelteiles gefüllt werden kann, in Abb. 336 ist für den gleichen Zweck 
die vordere Stirn wand des Gehäuses mit einer kreisförmigen Durchbrechung 
versehen, die während des Mahlens durch einen Deckel d verschlossen wird. 
Die Mühlen der ersten Form haben ein Mahlgehäuse von 500 bis 800 rum 
Durchmesser und 130 bis 160 mm Breite, das sich 60- bis 40 mal in der-Minute 
dreht, und mahlen bei einem Arbeitsverbrauch von 0,5 bis 1 PS etwa 12 bis 
20 kg Kohle in der Stunde. Die Mühlen der zweiten Form, die ihr Vorbild 
in der noch jetzt in Färbereien u. dgl. Fabriken bei der Zerkleinerung von 
Farbstoffen benutzten sog. Indigomühle 1 mit kelchförmigem offenen Mahl
trog finden, erhalten ein Mahl
gehäuse von 500 bis 1000 mm 
Durchmesser und 230 bis 400mm 
Breite. Dem größeren Fassungs
raum entsprechend erfordert 
ihr Betrieb etwa 0,8 bis 3 PS. 

Kugelmühlen mit satzwei
ser Vermahlung und zylindri
scher MahItrommel dürften erst
malig von E. Lundgren' in 
Stockholm2 für die Zerkleine
rung von Holzkohle und anderer 
zerreiblicher Stoffe zu feinem 
als Ersatz von Lampenruß die
nenden Pulver verwendet wor
den sein. F. Tjulander und 
R. Alsing in Stockholm3 führten 
aus Holz hergestellte Mahl
trommeln mit 25 bis 50 mm 
dicker PorzeIlan- oder Glas-
plattenfütterling in die Por

Abb. 337. KugelmUhle mit Siebaustrag. 

zellanfabrikation ein, wo sie bis heute beim Feinmahlen des zur Bereitung 
der Porzellanfarben erforderlichen Glasflusses 'benutzt werden. 

An der Innenwand mit halbrunden Leisten besetzte Mahltrommein 
wurden erstmalig in Pulverfabriken verwendet, .um die Hubhöhe der 4 bis 
13 mm großen Bronzekugeln und damit deren Fallwirkung zu steigern. 
Diese Mühlen sind die Vorläufer der gegenwärtig als-KugelfalImühien 
bezeichneten Kugelmühlen mit Siebaustrag der Firma Gebr. Sach"'cnberg 
und Brückner zu Roßlau a. d. EIbe'. 

Die Abb.337 stellt die den Kru pp - Grusonwerken entstammende 
neuzeitliche Bauart solcher Mühlen dar. Die Mahltrommel ist aus acht Stück 

1 DingI. polyt .• loum. 1853, Bd. 128, S. 268. 
2 Engl. Pat. Xr. 1774 vom 15. Juli 1863. 
:s Engl. Pat. Xr. 2975 vom 23. Oktober 1867; Sächs. Pat. Nr. 2367 vom 21. :März 1868. 
I DRP. Xr. 795 vom 22. September 1877. 

20* 
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gekrümmten Mahlplatten a aus Hartguß oder Stahl gebildet, die stufellartig 
zu einem zylinderförmigen Gehäuse zusammengebaut sind. Zwischen ihren 
Längskanten sind -Schlitze b belassen, durch die zerkleinertes Mahlgut nach 
außen treten kann. Es gelangt hierbei auf ein grob gelochtes Zylindersieb c, 
das die Mahltrommel umhüllt, und wird durch dieses in zwei Gruppen ge
schieden. Die eine derselben, der Siebdurchlaß, wird von einer zweiten fein
lochigen Siebtrommel d aufgenommen. Hier wird das fertige Feinmehl ab
geschieden; das von dem Sieb zurückgehaltene Grobmehl aber, in Gemein
schaft des Rückhaltes des ersten groben Siebes, im weiteren Verlauf der Trom
meldrehung der Mahltrommel zum Zweck weiterer Zerkleinerung wieder 
zugeführt. Die Scheidefähigkeit des feinen Außensiebes wird durch eine 
stufenförmige Anordnung des Siebmantels und dadurch erhöhte Beweglich
keit des Siebgutes vermehrt. Ein mit einem Mannloch e versehener Blech
mantel I umschließt die Mahltrommel staubdicht und führt das gewonnene 
Feinmehl durch den Auslauf g ab. Die dem stetigen Austrag entsprechende 
stetige Beschickung der Mahltrommel mit neue m Mahlgut erfolgt durch die 
:\Iittenöffnung einer der beiden ebenfalls aus Hartguß oder Stahl bestehenden, 
seitlichen Trommelwände und wird durch eine kurze Förderschraube h1 unter
stützt, die zugleich das Herausfallen der Kugeln verhindert. Diese Mühlen 
werden von den Grusonwerken mit Trommeln von 500 bis 2800 mm Durch
messer und 270 bis 1630 mm Länge ausgeführt und enthalten 35 bis 3000 kg 
Stahlkugeln von 40 bis 120 mm Durchmesser. Ihr Arbeitsverbrauch schwankt 
zwischen 5 bis 60 PS und ihre L3istung zwischen 400 bis 1400 kgjSt. Fein
mehl bzw. 900 bis 3000 kgjSt. Grieß. Derartige Mühlen finden ausgedehnte 
Anwendung in der Zementindustrie 2 bei der Zerkleinerung von Thomas
schlacke. Sie gewällren hier anderen _ Mahlwerkengegenüber den Vorzug, 
gegen zufällig beigemischte Stahlkörner unempfindlich zu sein. 

Für die Erzeugung feinster Mehle, wie sie insbesondere die Zement
und Erdfarbenfabrikation erfordern, wird die Trommel der Kugelmühle 
rohrartig verlängert und der Siebaustrag durch Zeitaustrag ersetzt. Der
artige, Rohrmühlen genannte, Mahlwerke sind nach Na8ke3 bereits Ende 
der 1880er Jahre in der Zementfabrik von Narjes' & Bender zu Kupfer
dreh im Rheinland benutzt worden. 1892 wurde die von Konow und David8en4 

erfundene Rohrmühle durch die Firma F. L. S mid th & Co. in Kopenhagen 
in die Zementfabrikation eingeführt. Sie hat seitdem in verschiedenen Bau
arten, die insbesondere durch die Austrageinrichtungen gekennzeichnet sind, 
allgemeine Verbreitung gefunden. 

Nach der allgemeinen, in Abb. 338 dargestellten Einrichtung liegt die 
bis 8 m lange Mahltrommel a mittels zweier Hohlzapfen bein Lagern und 
wird durch das Zahnradgetriebe d in Drehung versetzt. Der Zapfen b dient 
der Zuführung des Mahlgutes, durch c findet stetig der Am!trag des Fein-

1 DRP. Nr. 47477 vom 31. Juli 1888. 
2 Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng. 1910, :-i. 9ff. 
3 N aske: Portlandzement. 
4 DRP. Nr. 62-S71 vom 30 .. Juni 1891. 
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mehles statt. Die Korngröße hängt von der Mahldauer, diese aber, da das 
Mahlgut die Trommel der Länge nach durchwandert, von der Trommellänge 
ab. Das Mahlgut wird mit 1,5 bis 3 mm Korngröße aufgegeben und ver
läßt die Mühle als Mehl, das auf dem 5000-Maschensieb 12 bis 16 v. H., auf 
dem 9000-Maschensieb 0,5 v. H. Übergang ergibt. Der bei der Vermahlung 
stattfindende Vorgang ist erstmalig von Hermann Fischer! näher untersucht 
worden. Nach ihm führt das Mahlgut auch am Ende der Trommel die gleiche 
Wurfbewegung aus wie bei dem Durchlaufen der Trommel, so daß es dem 
Austragzapfen zugeworfen wird und aus diesem durch eine Förderschraube 
abgezogen werden kann. Das Entweichen der Flintsteinfüllung der Trommel 
wird durch ein grobmaschiges Sieb a verhindert, das die Zapfenhöhlung im 
Innern der Trommel verdeckt. 

a 
d 

AblJ. s: . Rohrmfihlc. 

Übliche Größen der Rohrmühlen sind 
Trommeldurchmesser . . 1100 1300 1500 1700 mm 
Trommellänge . . . . . . . 4000 5000 8000 7000" 
Umdrehungen in 1 Min. .. 30 28 26 24 

Der Arbeitsverbrauch beträgt bis zu 70 PS, die,Leistung auf 1 PS und 1 Stunde 
bezogen 80 bis 100 kg Feinmehl. Dreyer1berechnet den Arbeitsverbrauch 
von Rotlrmiihlen auf Grund von Versuchen im Mittel zu 

T Q-
]V = 7,6 1000 yD PS, 

wenn Dill den Trommeldurchmesser, Qkg das Gewicht der TrommeIfiillung 
(Kugeln + Mahlgut) bezeichnet. 

f) Die Schneid- und Spaltwerke. 
Die auf der, Benutzung von Schneid- und Spaltwerkzeugen beruhen~en 

Zerkleinerungsverfahren dienen sowohl der unbestimmten als auch der be
stimmten Zerlegung von Werkstoffen mannigfacher Art. Im ersten Falle 

1 Arbeitsvorgang in Rohrmühlen: Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng. 1904, S. 437. 
Siehe ferner: Dreyer: Berechnung des Arbeitsverbrauches in RohrmühJen bei Trocken. 
vermahlung in DingI. polyt. Journal 1908, S. 577ft., sowie Dreveß: Neuere Unter
suchungen über Kugelmühlen in )fctall u. Erz 1918, S. 305. 
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erfolgt die Zerkleinerung mittels vielschneidiger Werkzeuge, die unter Schuh
oder Drehbewegung die Oberfläche des Werkstückes durchfurchen und hier
bei je nach der Tiefe und Breite des Einschnittes mehr oder weniger groUe 
Teilstücke in Form von Spänen ablösen. Diese Art der Zerkleinerung, das 
Raspeln oder Reiben, kommt vornehmlich bei geringer Festigkeit und 
Härte des Zerkleinerungsgutes zur Anwendung. Es wird bei dem Auflösen 
von Früchten und Wurzeln in kleine Zellen gruppen zum Zweck der Saft
gewinnung durch Pressen und Auslaugen, oder dem Ausziehen festen Zellen
inhaltes (Stärke) ebenso benutzt wie bei dem Zerkleinern von Farbhölzern, 
um diese der Auslaugung" zugänglich zu machen, oder dem Zerfasern von 
Holz und anderen Pflanzenstoffen zum Zweck der Stoffbereitung für Papier
und ·andere Fabrikationen. Der SaftinhaIt des pflanzlichen R'aspeI- oder 
Rei bg u te s, zuweilen vermischt mit 'Vasser, das bei dem Zerkleinern zu
gefügt wurde, bedingt vielfach eine hreiige Beschaffenheit des Enderzeugni!:lses, 
des sog. Reibseis. 

Die Gewinnung von Teilstücken von bestimmter Größe und Form 
ist an die Verwendung von Sch neid messern gebunden, die in das Sch neid
gut einzudringen und die Trennung desselben nach vorgeschriebener Rich
tung und an bestimmter Stelle zu bewirken vermögen. Hierbei ist die Form 
und Größe des Querschnittes der gewonnenen Teilstücke entweder bereits 
durch die Form des rohen Schneidgutes gegeben; und die Zerkleinerung be
zweckt nur die Gewinnung gleichlanger Stücke desselben (Zer!:lchneiden von 
Stengeln, Blättern usw.), oder die Form und Größe des Querschnittes wird 
durch die Gestalt der Werkzeugschneide be!:ltimmt, während die Länge der 
gewonnenen Teilstücke sich aus der Gestalt und Größe des rohen Schneidgutes 
ergibt. In manchen Fällen, z. B. bei der Herstellung von Rübenschnitzeln, 
ist hierbei die Länge innerhalb gewisser Grenzen veränderlich. Nur in seltenen 
Fällen wird die Endform und damit auch die Größe der Teilstücke allein durch 
die Schneidwerkzeuge bestimmt, z. B. bei der Überführung gewisser Drogen 
in Handelsware. 

Spaltbare Körper werden \-ielfach in der Richtung der Spaltflächell 
zerlegt, wobei die Schneide des Spaltwerkzeuges, des Spalters, nur zur 
Einleitung der Trennung des Spaltgutes benutzt wird. Die Größe der 
gewonnenen Teilstücke ist dann durch die Querschnittsabmessungen des 
rohen Spaltgutes und den Abstand zweier für die Trennung ausgewählter 
Spaltflächen bestimmt. Die aus der Spaltung hervorgehenden Grenzflächen 
der Teilstücke sind teils einheitliche, meist ebene Flächen (Schiefer); teils 
setzen sie sich, insbesondere bei krystallinischen Stoffen (Zucker) aus der 
Aneinanderlagerung einzelner kleiner, nicht in der gleichen Richtung liegen
der Spaltflächen zusammen, so daß die Gesamtspaltfläche eine rauhe Be
schaffenheit erhält. 

1. Die Raspeln und Reiben. 
Die Schneidwerkzeuge der Raspeln und Reiben sind entweder Trolllmein 

oder Scheiben aus 0,5 bis 1,5 mm dickelll l<~jsen- oder Stahlblech mit reihen-
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weise angeordneten Durchbrechungen, deren Ränder sich als scharfe Grate 
über die Oberfläche des Bleches erheben (Abb. 339 und 340), oder es sind zylin-
drische Trommeln, über - ~ ~ 

deren Mantelfläche die ---.",. ~- dY1 rya "Y1-1 
~~~i~~:::7i:; F~ J~j- 0-75 -0 J 
mel liegen (Abb. 341). I J J J I 
Endlich dienen auch aus : : 
sägenartig verzahnten I I 

dünnen Stahlscheiben zu- I 
Abt>. 339-ß~O. Raspelblecbe. 

~ 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 

. 

sammengesetzte Walzen 
als Raspelwerkzeuge. Die 
Scheiben sind hierbei so 
auf die Walzenachse auf
gereiht, daß die Anord
nung der Schneidzähne 
dem Verlauf von Schrau
benlinien folgt. Dies läßt 
beispielsweise die Ab b .342 

Abb. Si\. Raspelscbienen. 

I 

'ersehen, welche die Einrichtung einer in Linoleumfabriken zur Vorzerklei
nerung des Korkes benutzten Raspel, eines sog. Korkwolfes, darstellen. 

Die Korkabfälle werden der RaspeI-
I 

walze a durch einen Rüttelschuh b 
zugeführt und von den schwingenden 
Kolben c in die Walzenzähne eingedrückt. 
Ein Gegenmesser d dieht z'jIr Stützung 
der Korkstücke, so daß die Schneidzähne 
der rasch umlaufenden Walze sie in 
Teilstücke auflösen. 

Ähnliche Maschinen werden auch in 
der Papierfabl'ikation als Cellulosereißer l 

benutzt. Sie erhalten hier mit 4 bis 7 m 
sekundlicher Umfangsgeschwindigkeit um
laufende Schneid trommeln von 280 mm 
Durchmesser und 350 mm Länge. 

Der Name Raspel wird auch auf 
Maschinen der Farbholzzerkleinerung 
übertragen,. deren Schneidwerkzeug aus 
einem scheibenförmigen, meist aus Guß
eisen bestehenden Drehkörper besteht, 

Abb. 342. Korkwoif. 

der nach Art der Fräser an der Stirn oder am Rand schräg eingesetzte 
Schneidmesser trägt (a der Abb. 343 und 344). Auch bei den "Farbholz
raspein " dient ein Gegenmesser b zur Stützung des nicht selten von Hand 

1 Pfuhl: Papierstoffgame. Riga 1904, S. 53, Tfl. II. 
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geführten' \Verkstückes, während es durch die voriiberstreichenden Schneid
messer in kleine Teilstücke oder Späne übergeführt wird. 

. r1.@ll 
I LM 

l@a@I.;..-..,;.... 

11:F1 

Abb. 343-344. lIesser.Raspeln. 

Die Raspeln und Reiben dienen 
ausschließlich der unbestimmten Zer
kleinerung. Ihre Werkzeuge wirken, 
mit Ausnahme derjenigen der Farb
holzraspeln, in der Regel mehr 
schabend als schneidend. 

Die meiste Verwendung finden 
die Reibmaschinen in Kartoffelstärke
fabriken und den nach dem Preß
verfahren arbeitenden Rübenzucker
fabriken. In den letzteren dienen 
sie sowohl der Zerfaserung der rohen 
Zuckerrüben als auch der Zerklei
nerung der Rübenpreßlinge zum 
Zweck deren weiterer Entzuckerung 
(Verfahren von Walkhofl). Als ein 
Beispiel der üblichen Einrichtungen 
ist in der Abb. 345 der Längenschnitt 
einer Kartoffelreibe von Klusemann 
dargestellt. Die Reibtrommel besteht 
aus zwei auf der Achse a befestigten 
Endscheiben, deren einander zu
gewendete Seitenflächen am äußeren 

Rand eine umlaufende Nut b besitzen. In diese sind je 60 Stück Holz
leisten und an den Längskanten mit spitzen Dreieckzähnen besetzte 45 bis 

50 mm breite und 400 bis 
500 mm lange stählerne Reib
schienen c in wechselnder Folge 
eingeschoben (s. auch Ab
bildung 341). Hierdurch ent
steht ein allseitig geschlossener 
Zylindermantel, über den die 
Schneidzähne hervorragen und 
dem das Schneidgut aus einem 
Speisetrichter d durch die sich 

~~,~;;;;=!5:~~~ii~~: langsam drehende Speisewalze e zugeführt wirq. Das zur 
Stützung des Schneidgutes 
dienende Gegenmesser I wird 

Abb. 84+;. Kartotrelreibe. möglichst dicht an den Trom-
melumfang angestellt und 

das bei dem Trommelumlauf entstehende Reibsei in der Schale g auf
gefangen. Eine 500 mm große Reibtrommel arbeitet mit etwa 600 bis 
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800 Drehungen in der Minute, alEO mit rd. 15 bis 20 m Umfangsgeschwindig
keit in der Sekunde. 

Eine auf gleicher Grundlage beruhende Rübenieibe mit Andruckkolben 
wurde von Thierryangegebell1• Die Kolben geben bei dem rasch erfolgenden 
Rückzug den Raum für die zu zerkleinernden Rüben frei und pressen diese 
bei dem folgenden langsamen Vorschub gegen die 
rasch umlaufende Trommel. Den schnellen Rück
zug der Kolben vermitteln unrunde Scheiben und 
Belastungsgewichte am Kolbengedänge. Bei neu
eren Konstruktionen dienen nach dem Vorgang 
von Fesca in Betlin Kurbelschleifen zur Bewegung 
der Kolben. Zur Erzielung stetiger Arbeitsleistung 
werden die Druckkolben paarweise nebeneinander an
geordnet und entspricht dem Rückzug des einen, der 
Vorschub des Nachbarkolbens. Die Anzahl der Kol
benschübe bEträgt durchschnittlich 10 in der Minute. 

Eine abweichende Bauart zeigt die Reibe von 
Champonnois2 (Abb. 346), sofern hier die hohle 
Reibtrommel a feststeht und die Rüben an den nach 

Abb. 346. Zentrifugnlreibe. 

dem Trommelinnern gerichteten Messerzähnen mittels eines rasch umlaufenden 
Treibers b vorübergeführt werden. Der Andruck geht hierbei von der Flieh
kraft aus, die in der Rübenmasse als eine Folge der Umlaufbewegung ent
wickelt wird. Aus Bohrungen des Treibers austretende Druckwasserstrahlen 
schwemmen das Reibsei 
durch Schlitze der Trom
melwand in das um
schließende Gehäuse c. 

Mit diesen Reib
maschinen sind die in der 
Papier- und Pappenfabri
kation der Bereitung des 
Holzschliffes dienen
den Schleifmaschinen 
(1)Cfibreur) verwandta. 
Bei ihnen ist die Reib
trommel durch einen gro
ßen Schleifstein ersetzt, 
über dfssen Umfang nach 

Abb. :U7. Detibrrur. 

Abb. 347 eine Anzahl Speisekästen a verteilt sind, die zur Aufnahme der 
zu zerfasernden, geschälten Holzrollen dienen., In den Kästen geführte 
Druckkolben, die durch Gewichte, hydraulisphen Druck oder Reibungsantrieb 
belastet sind, pressen die der Steinachse gleichgerichtet eingelegten Hölzer 

1 Für Handandruck bereits beschrieben in DingI. polyt. Joumall824, Bd. 15, S. 161. 
2 Armengaud: PubL ind. 1881, Bd. 27, S. 349. TfI. 31. 
3 Müller-Hau.mer: Die Herstellung und Prüfung des Papieres. Berlin. S. 1375 ff. 
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gegen die Umfläche des sich drehenden Steines b. Durch die Rohre c wird 
den Schleifstellen Wasser zugeführt. Es verhindert die Erhitzung und fördert 
die Trennung der Holzfasern. Der Schleifstein besitzt meist 1,2 bis 1,5 m 
Durchmesser bei 350· bis 900 mm Breite; er besteht aus einem gleichmäßig 
körnigen Sandstein und rotiert mit 8 bis 12 m Umfangsgeschwindigkeit in 
der Sekunde. Hartig 1 beobachtete an einer derartigen Holzschleife mit 
eitlem 1200 mm' großen, 410 mm breiten Schleifstein, 5 DruckstelIen von je 
75,8 kg Andruck und 131 Umdrehungen in 1 Minute, den Arbeitsverbrauch 
zu,15 PS und die' Leistung für 1 PS und 1 Stunde zu 0,7 kg lufttrocknen 
Holzschliff. Der Wirkungsgrad der Maschine wurde zu 0,98 ermittelt. 

Ebenfalls der Papierfabrikation angehörig ist der unter dem Namen 
"Holländer" bekannte Stoffzerfaserer2• Die 500 bis 600 mm im Durch
messer, 600 bis 700 mm in der Breite messende zylindrische Messertrommel 
trägt 32 bis 72 Schneidmesser, macht 120 bis 220 Umdrehungen in der Minute 
und arbeitet mit einem aus 7 bis 14 Gegenmessern bestehenden ruhenden 
Grundwerk zusammen, wobei der zu zerfasernde Papierstoff durch einen 
von der umlaufenden Trommel erzeugten Wasserstrom zwischen beiden 
wiederholt hindurchgespült wird. Die große Leistungsfähigkeit wird ersicht
lich, wenn man beachtet, daß beispielsweise bei 50 Walzenmessern, 10 Grund-

messern und 170 Walzendrehungen in der Minute, die Messer 50· 1~~ .. 10 
= rd. 1400 Schnitte in der Sekunde ausführen. 60 

2. Die Schneidmaschinen. 
Die Schneidmaschinen arbeiten ähnlich den Farbholzraspeln in der 

Regel mit keilförmig zugeschärften Messern; nur bei sehr weichem Schneid
gut, das zugleich eine gewisse Klebrigkeit besitzt, wie Ton, Seife, Leim usw., 
tritt zur Abminderung der Haftung zwischen Werkstück und Schneidrnesser 

Abh. 848. SchneidmesseJ'. 

an die Stelle des letzteren ein dünner, etwa 0,7mm 
dicker Stahl- oder Messingdraht, der in gespanntem 
Zustand senkrecht zu seiner Längenrichtung gegen 
das Schneidgut gedrückt wird. 

Die Leistungsgüte eines Schneidmessers wird, 
außer von der sorgfältigen Ausführung und Hand
habung, von drei Winkelgrößen bestimmt (Abb. 348) : 

dem Schneid- oder Zuschärfungswinkel (x, 

dem Aufsetzwinkel ß und 
dem Anstellwinkel r. 

Der Schneidwinkel IX ist der Winkel, unter dem die Keilflanken an der 
Schneide zusammentreffen. Ihn bestimmt in erster Linie der Widerstand, 
den das Schneidgut vermöge seiner Festigkeit und Härte dem Eindringe'n 
der Mesilerschneide entgegenstellt. Von ihm hängt daher sowohl die Halt-

1 Deutsclul 1I1dustriezeitung 1872, S. 382 und 395. 
2 C. Hofmann: Handbuch der Papierfabrikation. 2. Aufl. Berlin 1891/92; siehe 

auch die unter 2 genannte Quelle S. 1313 ff. und 1335 ff. 
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barkeit der Schneide als auch die Leichtigkeit ab, mit welcher das Messer 
in da!! Schneidgut eindringt. 

In den meisten Fällen sind es wenig feste Werkstoffe, die auf Schneid
maschinen zerkleinert werden, wie Blätter, Halme, Stengel,Wurzeln, Früchte, 
seltener Holz (Holzwolle) oder Metall (Stahlspäne). Es schwankt daher die 
Größe des Schneidwinkels zwischen weiten Grenzen und beträgt für das 
Zerschneiden von 

Halmen, Stengeln, Blättern 
Wurzeln und Früchten 
Holz ......... . 
Metall ...... ' ... . 

'" = 7 bis 8° 
'" = 10 " 12° 
'" = 20 " 25° 
'" = 58 " 75° 

Ein kleiner Schneidwinkel fördert auch die Verminderung des Wider
standes, den das Verdrängen der abgetrennten Teilstücke, der Sc h ni t t
linge, Schnitzel oder Späne bedingt. Den 
gleichen Zweck verfolgt der A ufsetzwi nkel 
p, den die Messerschneide. mit der Senkrechten 
zur Schnittrichtung bildet, sofern er die seit
liche Ablenkung der Schnittlinge, also die 
Freilegung der Schnittbahn bewirkt. Er 
wird im Durchschnitt zu etwa 20 ° gewählt. 
Die Neigung endlich, welche die der SchItitt
bahn zugewendete Keilflanke zu dieser erhält 
und die durch den Anstellwinkel y, meist 7 

a 
-I-+~-

Abb. 849. SchIIbmesser. 

bis 10°, gemessen wird, dient zur Herabminderung des Gleitwider
standes,. -der aus der Pressung des ~essers gegen das Werkstück entspringt. 

Bei" der Ausführung des Schnittes wird das Messer geradlinig, bogenförmig 
oder kreisend bewegt, wonach die folgenden Messerarten unterschieden werden: 

a) Das Sch ub- oder Guillotinenmesser, Abb.349. Die Schneide 
des Schneidmessers a ist unter einem Winkel von etwa 20° gegen die Schneid
kante eines Gegenmessers b geneigt, das 
zur Unterstützung des Schneidgutes dient. 
Während der geradlinigen Schnittbewe
gung des Schneidmessers, die senkrecht 
zu dem Gegenmesser erfolgt, gleiten die 
Schneiden beider Messer unter gegen
seitiger, Berührung aneinander vorüber. 
Es nimmt hierbei die Länge der Schnitt-

Abb. 850. Schwingmesser. 

linie anfangs zu, dann aber wieder ab, woraus sich während eines großen 
Teiles des Messerschubes ein kleiner Schnittwiderstand ergibt. Auch trägt 
die aus der Seitenkraft si~h ergebende, schwach ziehende Wirkung der Messer
schneide zur leichteren Überwindung dieses Widerstandes bei. 

b) Schwingmesser: Abb.350. Das an dem Gegenmesser b dicht 
voriiberstr~ichende Schneid messer a schwingt um die Achse c. Bei gerader 
Messerschneide ist der von dieser und dem Gegenmesser eingeschlossene 
Winkel (\ und damit auch die Schneidwirkung veränderlich. Die Gestaltung 
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der Schneide nach einem Kreisbogen bedingt annähernde, nach einer loga
rithmischen Spirale mit Ursprung im Drehpunkt des Messers, vollkommene 
Gleicherhaltung dieses Winkels. 

Eine eigentümliche Schwingbewegung besitzt das für Hadernschneider 
bestimmte Messer von L. Baumann in Offenbach 1, das nach Abb. 351 durch 
die umlaufende Kurbel c bewegt und von der um d drehbaren Schwinge e 
geführt wird. Die hierbei auftretende ziehende oder sägenartige Schneid
wirkung trägt nicht unerheblich zur Verminderung des Schnittwiderstandes bei. 

c) Drehmesser. Die Schnittbewegurig der Drehmesser erfolgt ent
weder innerhalb einer zur Drehachse senkrechten Ebene oder auf einer Zylin
derfläche, deren geometrische Achse mit der Drehachse. zusammenfällt. Im 
ersteren Fall sind in der Regel mehrere Messer auf einer ebenen Scheibe so 
angeordnet, daß ihre Schneiden radial gegen die Scheiben mitte gerichtet 

- sind (vgl. Abb. 343), im anderen Falle liegen die 
Schneidmesser zuweilen auf einem zylindrischen 
Grundkörper in sehr steileIl. Schraubenlinien, so daß 
die Messerschneiden unter einem spitzen Winkel an 
dem Gegenmesser vorüberstreichen2 • Während bei den 
Zylindermessern alle Punkte der Messerschneide gleiche 

d Schnittgeschwindigkeit, also auch gleiche Schnitt
leistung besitzen, ist diese bei den Scheibenmessern, 
je nach dem Abstand des Schnittpunktes von der 
Drehachse, verschieden groß. 

Die Länge der Schnittlinge wird durch die 
Strecke bestimmt, um welche das Schneidgut zwischen 

.\bb. 351. Schwingmesser. zwei aufeinanderfolgenden Schnitten über die Unter-
kante des Gegenmessers vorgeschoben wird. Gleiche 

Größe des Vorschubes und Unterbrechung desselben während der Ausführung 
des Schnittes sichert die Bildung gleichlanger Schnittlinge. Wird der ab
setzend erfolgende Vorschub in dem Streben nach Vereinfachung der Ein
richtung der Maschine durch einen stetigen ersetzt, so hat dies sowohl einen 
Wechsel in der Größe der Schnittlinge, als auch infolge der entstehenden 
Anstauung des Gutes vor dem schneidenden Messer die Vergrößerung des 
Schnittwiderstandes zur Folge. 

Beispielsweise wurde bei einer Häckselschneidmaschine mit stetigem 
Vorschub des Strohes beobachtet, daß bei der Einstellung des Vorj'lchubes 
auf 6 mm bzw. 20 mm nicht Schnittlinge dieser Größe, sondern solche von 
3 bis 11 mm (am häufigsten 7 mm) bzw. 18 bis 25 mm (am häufigsten 21 mm) 
erhalten wurden3. 

Als Beispiele für die Mannigfaltigkeit der Bauart von Schneidmaschinen 
dienen folgende: 

1 DRP. Nr. 20328 vom 25. April 1882. 
2 Häckselschneider von Brown in Buffalo: Engl. Pat. Nr. 3536 vom 21. Novbr. 1868. 
3 Hartig: Versuche über Leistung und Arbeitsverbrauch von Futterschneid-

maschinen. Leipzig 1878. 
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Hobelmaschine für Holzwolle von Antholl & Söhne in Flens
burgl , Abb.352. Der zu zerspanende Holzblock a ist zwischen zwei gezahnten 
Transportwalzen b eingespannt, die von der Antriebwelle c aus durch em 
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Abb. 302.' Hobelmaschine rur HolzwolIe. 
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Schaltwerk in schrittweise Drehung versetzt werden und hierbei den Block den 
zurückgehenden Schneidmessern nähern. Die Breite der von den Messern 
abgetrennten Spanschichten wird von Ritzmessern d bestimmt, die vor den 
Schneidmessern in einer 
oder bei sehr schmalen 
Spänen (Verbandstoffe) in 
mehreren Reihen 2 vor dem c 
Messerkasten angeordnet I -,-

sind und an dessen Be- d I, _ 0 

\, I ~"-k""- .M-. 
wegung teilnehmen. Die ~- - --- "'---- .,.~ -T ~ 't " 
Spandicke wird mittels der C-._~. ~._~.~..eo..~ ' . 
Stellschrauben e durch b i '>-<. i \ 
Heben oder Senken des a.. ~~.~. _~~~ ' 
~m t drehbaren Messer- /_ -®" \f;V i .~~\ ... ~) I 

kastens gereg~lt.. ~ __ ._.- ---\- ~ '-:11 / 
SchneIdmaschIne .- ' \. I. // 

für Blätter, Halme, ..... 
Stengel, Stroh, Lohe, '-'- _._ .. -
Hadern u. dgl., Abb.353. 
Das auf dem Tisch a auf-

Abb. 308. Scbneidmaschine. 

.,/ 

gehäufte Schneidgut wird einem Kanal übergebe.n, uen die beiden Förder
tücher bein der Höhenrichtung begrenzen. Die allmähliche Verengung des 
Kanals gegen das Schneidmesser hin bewirkt das ZusRlllmenpressen des 

1 DRP. Nr. 42778 vom 5. April 1887. 
2 DRP. Nr. 35166 vom 1. September 1885. 
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Schneidgutes. Durch die schrittweise Bewegung der beiden Fördertücher, die 
durch das auf der Antriebwelle d steckende Exzenter e, das Schaltgetriebe I 
und die beiden Räder g und h vermittelt wird, tritt das Schneidgut während 
des Mfsseraufganges aus der Kanalmündung um die Länge der herzustellen
den Schnittlinge hervor, worauf diese von dem niedergehenden SchneidmeHlleri 

Abb. 86t. Häckselschneidmaschine. 

abgetrennt werden. Bei einer rechteckigen Kanalmündullg von 290 mm 
Breite und 86 mm Höhe beträgt der Messerhub 255 nun. Die Zusehiebung 
dES S('hn~idgutes, also die Länge der Schnittlänge, kann zwischen 0 und 
2,5 mm durch Veränderung des Exzenterhubes eingestellt werden. 

Häckselmaschine niit stetiger Zuschiebung, Abb. 354. Das zu schnei
dende Stroh wird in möglichster GleichQrdnung der 
Halme dem Fördertisch a übergeben, der es den 
gezahnten und belasteten Förderwalzen b c zu
führt. . Diese pressen es stark zusammen und 
schieben es über das Gegenmesser d vor, so daß 
die an dem umlaufenden Rade e befestigteil 
Schneidmesser I den Vorstand abtrennen. Die 
Drehung der unteren Förderwalze b wird von der 
Radwelle nach Abb. 354 C abgeleitet und die 

Abb. :'oiiö. Schaltgetriebe. Fördergeschwindigkeit (der V!lrsehub) durch AUf;-
wechseln des Rades g geregelt. Bei l25 minutlichen 

Umläufen des Messerrades und zwei Schneid messern liefert die Maschine 
in der Stunde 243 bzw. 923 kg Häcksel von 7 bzw. 21 mrn mittlerer Länge 
oder 256 bzw. 632kg für 1 PS und 1 Stunde . 

Durch Aufsetzen einer unrunden Scheibe a~f die Messerradwelle, Abb.355, 
und Anfügen eines Winkelhebels bund Schaltgetriebes c an die Förderwalzen 
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wird die stetige Zuschiebung durch eine absetzende ersetzt, wo~ei die Vor
schublänge mittels der verschiebba:ren Treppe d geregelt werden kann. 

Maschi~en gleicher Bauart mit Hand- oder Kraftbetrieb werden in 
Gerbereien zum Schneiden 
von Lohrinden in 5 bis 65 mm 
lange Stücke benutzt. Sie 
liefern bei 300 mm Schnitt
breite 3000 bis 6000 kg ge
schnittene Lohe im Tag. 

Rübensch ni tzelma
schine, BauartderSa nger-

hauser Maschinen-
fa b ri k, Abb. 356. Oberhalb 
der wagerecht liegenden 
Messerscheibe a, die durch 
das Getriebe b in Drehung 
versetzt wird, befindet sich 
ein mindestens 1200 mm 
hoher Speiserumpf c, der mit 
Rüben 'gefüllt erhalten wird. 
Diese lagern infolge ihres 
Gewichtes unter wenig ver
änderlichem Druck in einer 
Ringschicht auf der um
laufenden Messerscheibe. Die 
durch die Scheibe hindurch
fallenden Schnitzel rollen 
der Rinne d zu, wo sie von 
der Klappe e bis zur Über
führung in den Diffuseur 
zurückgehalten werden. 

A c 

Abb,!I56. Schnitzelmaschine. 

Jedes der 300 bis 500 mmlangen.Schnitzelmesser sitzt nebst dem Gegen
rnesser oder der Vo rlage in einem rahmenförmigen Messerkasten a, Abb. 357. 
Der Abstand m. der Schneide des Messers von der Vorlage sowie der Über
stand n der Messeroberkante über' die 
Vorlage richtet sich nach der Art 
der zu verarbeitenden Rüben und 
nach der Dicke d~ herzustellenden 
SchnitzeL In der Regel werden. bei 
kleinen Maschinen 6 bis 8, bei großen 
12 bis 16 Messerkästen in gleichen 

Abb. 857. Messerkasten. 

Abständen und radialer Stellung auf der Schnitzelscheibe vereinigt 
und in dem Scheibenrand naheliegenden Durchbrechungen auswechselbar 
befestigt (Abb. 356 B). Die Schnitzel sind etwa 4 bis 7 mm breit und 
1 bis 3 mm dick. Ihre Länge ist durch die Form der Rübe und 
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die L~ge der Schnittstelle an dieser bedingt und beträgt im Mittel etwa 
160 mm. 

Je nach der Gestalt der Messerschneide erhalten die Schnitzel recht
eckigen oder dachförmigen Querschnitt. Dementsprechend werden Flach
schnitzel und Rinnenschnitzel unterschieden. Die letzteren bieten den 
Vorteil einer großen, dem Auslaugen günstigen Oberfläche und einer wenig 
dichten Lagerung im Diffuseur, wodurch der Saftabzug gefördert wird. Bei 
dem Schnitt wird die dem Messer dargebotene Rübenschicht entweder in voller 
Breite oder nur teilweise abgetrennt und in Schnitzel zerlegt. Man unter
scheidet demgemäß die Messer in solche mit ganzem Schnitt und solche mit 
halbem Schnitt. Von den letzteren sind zum Abheben einer ganzen Schicht 
stets zwei Stück erforderlich, die auf zwei sich folgenden Messerkästen ver
teilt und so in diese eingesetzt sind, daß sich ihre Schnitte ergänzen. 

Fingermesser. Seitenschnittmesser. Königsfelder Messer. Daehrippenmesser. 
Abb. ;JO~9. AbI>. 360-361. 

Flachschnitzel liefern die Fingermesser von Robert, Abb. 358, sowie 
die Seitenschnittmesser von Wannieck, Abb. 359. Die ersteren sind Messer 
mit halbem, die letzteren solche mit ganzem Schnitt. Vielbenutzte Messer. 
formen für Rinnenschnitzel sind die halbschnittigen Königsfelder 1 sowie 
die ganzschnittigen Dachrippenmesser, Abb. 360 und 36l. 

Die 1200 bis 2500 mm großen Messerscheiben besitzen durchschnittlich 
7 m Umfangsgeschwindigkeit in der Sekunde. Nach Gredinger2 liefert 100 mm 
schneidende Messerlänge bei großen Maschinen mit 12 bis 16 Messereinlagen 
in der Scheibe und 4 m Schnittgeschwindigkeit in der M~ssermitte: 3 kg 
feine und 4,5 kg grobe Schnitzel in 1 Minute. Dabei kann der Arbeitsverbrauch 
für 1 kg Schnitzel zu rund 250 mkg geschätzt werden. JiCinsky3 bemißt 
die Leistung einer Schnitzehnaschine von 1200 mm Scheibendurchmesser 
bei 140 Umdrehungen in 1 Minute zu 4 bis 5000 kg Rüben in 1 Stunde und 
bemerkt, daß hierbei mit Robertmessern 16800 bis 22400, mit Wannieck
messern 20 000 bis 30000 Schnitzel in 1 Minute erhalten würden. 

Als eine weitere Bauart verdient die Zentrifugal-Schnitzelmaschine 
yon Rassmus in Magdeburg4 Erwähnung. 

1 DRP. Nr. 9316 u. 9366 vom 29. Oktober bzw. 17. NOY<'mber 1878. 
2 Gredi1lfJer: Raffination des Rübenzuckers. Wien 1909. 
3 JiCiruJky: Saftgewinnung durclt Diffusion. Leipzig 1874. 
4 DRP. Nr. 20688 vom 15. Juni 1882. Über Schnitzelmaschinen handelt aus

führlich MU8pratt: Chemie, 4. ·Aufl., Bd. X. So 161 ff. 
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Schneidmaschinen für Seife, Leim, Ton, Teig 11. dgl. weiche 
Stoffe. 

Um Seife in regelmäßig gefmmte Stücke zu zerteilen, gab der franzö
sische Mechaniker Lesage1 1853 eine Maschine an, bei welcher die Seife mittels 
eines Schraubkolbens durch eine gelochte Metallplatte in Strangform ge
drückt und hierauf mit einem Draht quer durchteilt wurde. 

Nach dem gleichen Verfahren arbeitet der in der Neuzeit bei der Her
stellung des sog. Hackfleisches verwendete Fleischwolf. Bei ihm wird das 
in einem Füllrumpf eingetragene Fleischstück von einer unterhalb des Rumpfes 
liegenden Förderschraube durch die Bohrungen einer stählernen Siebplatte 

c 

e 

Abb. 362. Seifenschneidmaechine. 

gepreßt, nachdem es durch Schneidmesser, die mit der Schraubenwelle um
laufen und deren Schneiden dicht an der Eintrittsfläche der Siebplatte vor
überstreichen, in dünne Scheiben zerschnitten wurde. 

Gewerbliche Bedeutung haben zuerst die Seifenschneidmaschinen 
von C. E. Rost & Co. in Dresden erlangt, die zum Zerlegen der in den Seifen
siedereien erzeugten "Formblöcke" in kleine, für den Verkauf bestimmte 
Stücke dienen. Diese "Formblöcke" werden in quaderförmigen Formen aus 
Seifenmasse gegossen und sind bis zu 3 m hoch und lang und bis zu 1,2 m 
breit. Für ihre Zerteilung kommen dreierlei Maschinen zur Verwendung: 

a) die Formblock-SChneidwinde 2 zum Zerlegen des Formblockes in 
"Fällblöcke", d. s. Platten von etwa 500 mm Dicke; 

b) die FälIblock-Schneidmaschine3 zl1m Zerlegen der Fällblöcke in Platten 
oder "Riegel"; 

1 Le Genie industriel 1855, Bd. 9, S. 26. 
2 Sächs. Pat. Nr. 4997 vom 26. Juni 1877; DRP. Nr. 6831 vom 2. Januar 187!). 
3 DRP. Nr. 6831 vom 2. Januar 1879; NI'. 13261 vom 21. F('bruar 1880; NI'. 14184 

yom 26. August 1880. 
Fis ehe r. Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 
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c) die Riegel-Schneidmaschine zur Gewinnung der Seifenstücke für den 
Einzelverkauf und unmittelbaren Gebrauch. 

Die Abb.362 veranschaulicht die Einrichtung einer zum Schneiden 
yon Riegeln dienenden Fällblock-Schneidmaschine. Die Zerteilung des 
Blockes geschieht mittels straff gespannter Stahldrähte von etwa 0,7 mm 
Dicke. Die Drähte sind in einem rahmenförmigen Gestell ab in senkrechter 
ljllU wagerechter Richtung und in Abständen gleich der gewünschten Riegel
dicke (z. B. 60 mm) ausgespannt, so daß sie, in zwei Scharen cd geordnet, 

Abb. 363-StU. Teigteilmaschinen. 

in senkrechten Ebenen liegen. Der auf einem wagerechten Holz- oder Marmor
tische e ruhende Seifenblock f lehnt sich gegen eine auf dem Tisch verschieb
bare senkrechte Stoß- oder Rückwand g und wird mit dieser durch ein Hand
oder Maschinentriebwerk, meist Zahnstange und Trieb, gEgen die Drähte 
geschoben und hierbei in Riegel geteilt. Die federnden Drahtspanner h reiten 
auf V -förmigen Schienen a und b und können auf diesen, dem gewünschten 
Riegelquerschnitt entsprechend, versetzt werden. Zur Einstellung der Drähte 
in die Schnittebene dienen für jede Schar zwei Exzenterwellen i. 

Maschinen mit nur senkrecht gespannten Drähten schneiden in drei Arbeits
folgen aus Blöcken erst Tafeln, aus den um gekanteten Tafeln Riegel und aus 
den quergelegten Riegeln Stückchen. 
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Eine ähnliche Vorrichtung ist bereits .1823 von Devoulx, dem Besitzer 
einer Leimfabrik in Marseille, zum Zerschneiden gallertartiger Leimblöcke 
in Tafeln angewendet worden 1. Auch die Schneidapparate der Ziegel- und 
Drainröhrenmaschinen beruhen auf der gleichen Grundlage. Bei ihnen nehmen 
die Schneiddrähte zur Erzielung rechtwinklig begrenzter Steine während des 
Schnittes an der Verschiebung des Tonstranges teil. 

In den Teigteilmaschinen der·Bäckereien und Brotfabriken, die zum 
Zerlegen des Teiges in Teilstücke bestimmten Gewichtes dienen, wird der 
Teig zu einem flachen, zylindrischen Kuchen gepreßt und dieser durch radial 
und nach konzentrischen Kreisen eingestellte Messer in sektorförmige Abschnitte 
gleichen Flächeninhaltes geteilt. Hierbei sind zwei Bauarten im Gebrauch. 

Nach der Bauart von Herb8t in Halle, Abb. 363 A und B, liegen feste 
Messer a in Schlitzen der beweglich angeordneten kreisförmigen Grundplatte b. 
Beim Pressen des Teiges in die Kuchenform mittels des niedergehenden 
Preßkolbens c ist die Abwärtsbewegung der 
Grundplatte b gesperrt. Erst. nach vollstän
diger Ausbildung der zylindrischen Kuchenform 
wird die Sperrung gelöst, worauf die Grund
platte dem Druck der Preßschraube d weicht 
und die Teilmesser in die Kuchenmasse ein
dringen (Abb. 363 B). Der Lüftung der Preß
schraube folgt die Grundplatte unter der 
Wirkung eines Gegengewichtes und hebt die 
Teilstücke über die Oberkanten der. Teilmesser 
empor, so daß sie nach Abheben des Ge-
häuses e abgenommen werden können. Nach Abb.365. Teilmesser. 

der Bauart von Briining in Halle, Abb. 364, 
werden die auf der Platte a befestigten Teilmesser durch Schlitze der den 
Kuchen stützenden Grundplatte b emporgeschoben, so daß sie iQ. die Teig
masse eintreten, und nach erfolgter Teilun g wieder zurückgezogen. 

Bei beiden Bauarten sind die Messer flache Klingen aus Bronze oder 
Schmiedeeisen mit halbzylindrisch.gerundeter Schneidkante. Ihre Anordnung 
für das Zerlegen eines Kuchens von 400 mm Durchmesser in 50 gleichgroße 
Teilstücke zeigt Abb. 365. Das Teilen selbst erfolgt in 3 bis 4 Sekunden. 

3. Die Spaltmaschinen. 
Wie die Anzahl spaltfähiger Werkstoffe, so ist auch die Anzahl der mecha

nischen Spaltvorrichtungenklein. Als Vertreter solcher seien hier nur die der 
BrennbolzzerkIeinerung dienenden Holzspaltmaschinen und diejenigen Spalt
maschinen angeführt, die bei der Herstellung von Würfelzucker Verwendung 
finden. 

Für den Kleinbedarf, wie er beispielsweise ill Haushaltungen vorliegt, 
ist eine Spaltmaschine in Gebrauch, die als Spaltwerkzeug eine Messerscheibe 
besitzt, die durch eine Handkurbel in drehende Bewegung versetzt wird. 

I DingI. polyt .• Tournal 1825, Bd. ]7. S. 252. 

21* 
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Der Scheibenrand ist (Abb. 366). an einer Stelle ausgeklinkt. Hier sitzt das 
nahezu radial gestellte Spaltmesser a, dem das zu spaltende und durch die 
Unterlage b gestützte Holzstück c mit der einen Hand dargeboten wird, 

Abb. 366. Holzspalter. 

während die andere Hand die Kurbel d dreht. 
In größeren Betrieben werden Holzspalt" 

maschinen mit auf und ab steigendemSpalt
beil benutzt,. wie sie erstmalig von Johann 
Zimmermann in Chemnitz 1, in neuerer Zeit 
von Sorge in Vieselbach, Voith in Heiden
heim u. a. gebaut worden sind. Nach Abb. 367 
wird der zu spaltende, etwa 200 mm lange 
Holzklotz a, die Hirnfläche nach oben, auf 
den Spalttisch b gestellt und von Hand unter 
dem aufsteigenden Spaltbeil c so verschoben, 

daß er bei jedem Schlag des Beiles an einer anderen Stelle getroffen wird. Das 
Beil ist keilförmig gestaltet, hat 40° Schneidenwinkel, scharfe bogenförmige 
Schneide und dringt bei jedem Schlag etwa 44 mm tief in das Holz ein. 
Bei einer von Hartig2 untersuchten Maschine von Zimmermann betrug die Spiel

a 

.
I 
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I 
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Abb. 367. Holzspaltmaschine. 

zahl des Spalters im Durchschnitt 173 
in der Minute, der Arbeitsverbrauch 
0,91 PS und die Leistung 200 qm Spalt
fläche in der Stunde. Die Maschinen von 
Voith zerkleinem bei 60 Spaltschlägen 
in der Minute und 2-3 PS.· Arbeits
verbrauch etwa 3-4 Rm. Holz in der 
Stunde. 

Bei der Herstellung des Würfelzuckers 
aus den durch Zersägen der Zucker
brote erhaltenen prismatischen Zucker
stäben finden Spaltmaschinen mit wage
recht 3 oder senkrecht" bewegtem Spalter 
Anwendung. Im ersteren Falle steht der 
zu zerkleinernde Zuckerstab senkrecht 
und fällt durch sein Gewicht dem Spaltkeil 
zu. Im anderen Falle werden in der 
Regel mehrere Stäbe auf einem wage

rechten Tische nebeneinanderliegend dem auf und ab steigenden Spalt
messer durch ruckweise bewegte Förderbänder zugeführt. 

Infolge des krystallinischen Aufbaues des Zuckers setzen sich die beim 
Spalten entstehenden Trennungsflächen aus vielen kleinen Einzelspaltflächen 

1 Sächs. Pat. Xr. 181Q "Vom 21. Dezember 1.864. 
2 Versuche über Leistung und Arbeitsverbrauch von Werkzeugmaschinen. Leipzig 

1873, S. 78. 
3 Germain in Paris: DingI. polyt. JOllrn. I 86:l, Bd. 168, Ho 169. 
4 M. Divay in Paris. 
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zusammen, welche zuweilen den normal zur Stablänge gerichteten Verlauf 
der Gesamtspaltfläche beeinträchtigen. Fr. Scheibler1 hat dies dadurch ver
mieden, daß er die Spaltflächen von zwei übereinanderstehenden Spaltmessern 
aund b, Abb. 368, vorzeichnen läßt, die beide durch Kurbelgetriebe c auf und 
ab bewegt werden. Die 
Spalter haben verschie
denen Hub, der obere 
20, der untere 4 mm, 
lind dringen etwa 1 bis 
3 mm in die Zuckerstäbe 
ein. Die Stäbe liegen 
vor und hinter den Spal
tern auf Tischen und 
werden auf diesen ent
sprechend der Würfel
dicke durch zwei Förder
bänder ruckweise vorge
schoben, die durch Quer
fltäbe d miteinander ver
bunden sind. Ein am 
Ende der Tischplatte 
befindlicher Rost e 
trennt die Würfel von 
dem befm Spalten ent
standenen Zuckerklein, 
das etwa 25 v. H. be

Abb. 368. Zuckerspaltmaschine. 

trägt. Bei 300 Spaltschlägen in 1 Minute liefert die Maschine etwa 00 kg 
Würfel in der Stunde. Die Größe der abzuspaltenden Zuckerwürfel ist ver
änderlich und wird durch ein Schaltwerk I bestimmt, das die Förderbänder 
flchrittweise bewegt. Gegenwärtig wird das die Würfel abführende Förderband 
der Zuckerspalt- oder Knippma schinen häufig soweit verlängert, daß die 
fehlerhaften Würfel ausgelesen werden können. 

llI. Das Zerteilen von Flüssigkeiten. 
Die überführung flüssiger Massen in Gemische von größeren und kleinercll 

Tropfen yerfolgt im allgemeinen drei Zwecke; 
l. die Herstellung eines Flüssigkeitregens, -staubes oder -nebels zum 

gleichmäßigen Durchfeuchten von Arbeitstücken, zur Steigerung der Reak
tionsfähigkeit der Flüssigkeit, zum Niederschlagen von Gasen, Staub, Abfall
stoffen usw.; 

2. das Umwandeln geschmolzener Werltstoffe in mehr oder weniger 
feinkörnige Haufwerke (Granulieren der; Hartlotes, Herstellen von Metall
pulvern, Schrotfabrikation ); 

1 ~ächs. Pat. Xr. 4536 vom 2. August 1876. 
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3. die Bildung dichter überzüge auf Körpern verschiedcnster Art (Farh
anstriche, Lackieren und Metallisieren). 

Wie bei den Haufwerken fester Körper die Gleichheit der Korngröße 
mit dem zunehmenden Zerkleinerungsgrad wächst (vgl. S. 247), so wächst 
auch die Gleichförmigkeit eines Tropfengemisches mit der Abnahme der 
allgemeinen Tropfengröße. Der Arbeitszweck, z. B. die gleichförmige Durch
feuchtung der ganzen Masse eines Arbeitstückes, wird daher um so voll
kommener erreicht, in je kleinere Teilchen die Flüssigkeit bei der Zerteilung 
aufgelöst wurde. 

Der erreichbare Grad der Zerteilung, also die geringste Größe der ent
stehenden Tropfen, hängt außer von den benutzten Arbeitsmitteln von dem 
Zähigkeitsgrad der Flüssigkeit ab; er ist bei den wenigst zähen Flüssigkeiten 
am größten. Die GrößenbC8timmung solcher Flüssigkeitsteilchen, die in ihrer 
Gesamtheit als Nebel oder Flüssigkeitsstaub bezeichnet zu werden pflegen, 
bietet kein praktisches Interesse; doch sei bemerkt, daß es selbst bei zähen 
Glasflüssen ohne Schwierigkeit gelingt, faserige Haufwerke· von durchschnitt
lich 6/1000 mm Faserdicke zu erzielen und daß dIese Dicke überhaupt zwischen 
2 und "/1000 mm schwanken kann. Derartige Haufwerke, aus Hochofen
schlacke erzeugt und als Schlackenwolle! bezeichnet, werden vielfach als 
Wärmeschutzmittel in säurefreien Räumen verwendet. 1 cbm Schlackenwolle 
wiegt im festgepreßten Zustande etwa 300 kg. 

Die Durchfeuchtung der ArbeitHtücke erfolgt entweder unmittelbar 
durch Benetzen mit dem Flüssigkeitsstaub oder mittelbar durch Anfeuchten 
der Luft in den Arbeitsräumen, um die zur Verarbeitung kommenden Werk
stoffe unter günstigere Arbeitsbedingungen zu bringen2 , oder auch, wie z. B. 
in Zichorienfabriken, um das mit deren Verarbeitung verbundene Verstäuben 
zu vel'hinrlern. Besondere Bedeutung kommt dem Überführen von l!'lüssig
keitsmassen in Staub- oder Nebelform in chemischen Fabriken zu, wenn die 
Flüssigkeit zur Absorption von Gasen benutzt wird oder dazu bestimmt ist. 
mit anderen Körpern chemische Reaktionswirkungen einzugehen. BeiHpielH
weise sei hier auf den Ersatz des Wasserdampfes durch Wasserstanb in den 
Bleikammern der Schwefelsäurefabriken durch Sprengel bzw. auf die Ein
führung fein zerstäubter Salpetersäure in die Bleikammern3 verwiesen. 
Große Bedeutung hat das Zerstäuben brennbarer Flüssigkeiten, wie Petro
leum, Goudron, Gasteer, Kreosotöl usw., für die Verwendung derselben alH 
Reizmittel gewonnen, indem es bei gleichzeitiger Zufuhr von Luft die Ver
gasung der Flüssigkeit fördert und zur Sicherung einer vollkommencn Ver
brennung sowie der größtmöglichen Temperatursteigerung führt. 

Das überführen geschmolzener Metalle in· körnige Haufwerke, daH 

Granulieren, erfolgt durch Zerteilen der Schmelzen in mehr oder weniger 
große Tropfen und rasche Abkühlung dieser. Die hierbei entstehenden festen 

1 Erfunden von George Parry: Engl. Pat. Nr. 476 vom 25. Februar 1864. 
2 O. Willkomm: Beiträge zur Frage der Luftbefeuehtung in Spinnereien und Webe

reien. Habilitationsschrift. Leipzig 1909. 
3 DingI. polyt. Journ. 1880, Bd. 235. f; 277. 
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Metallkörner, die Granalien, sind im allgemeinen kugelig gestaltet, nehmen 
aber auch bei geeigneten Abkühlungsverhältnissen hiervon abweichend(· 
Formen an. So besitzen die in der Messingfabrikation benutzten Kupfer
granalien, wenn das geschmolzene Kupfer in ruhendem heißen Wasser ab
gekühlt wurde, rundliche, wenn die Abkühlung in kaltem fließenden Wasser 
erfolgte, federähnliche Gestalt. 

Der durch Granulieren grauen Gußeisens, das bei der rasch vollzogenen 
Abkühlung in Weißeisen übergeht, erhaltene "Stahlsand"l der Steinsäge
reien und -schleifereien besteht aus kugeligen Körnern von 0,2 bis 2,4 mm 
Durchlllesser, während die Korngestalt der zum Löten benutzten und durch 
Granulieren von Kupfer-Zinklegierungen erhaltenen Hart- oder Schlag
Io t e, sowie diejenige der Bleigranalien, die in der Bleiweißfabrikation Ver
wendung finden, zum Teil erheblich von der' Kugelgestalt abweicht. 

Wiederum nehmen unter der Voraussetzung, daß die aus der flüssigen 
Masse gebildeten Tropfen bei freier Bewegung in einem. wenig Widerstand 
bietenden Kühlmittel, z. B. Luft, erstarren, diese Tropfen die vollkommene 
Kugelgestalt an. Von diesem Vorgang wird unter anderem bei der Erzeugung 
des Flintenschrotes aus arsenikhaltigem Blei Gebrauch gemacht, das in Kör
nungen von 0,6 bis 6 mm Größe in den Handel kommt. 

Es sind vornehmlich vier Arbeitsmittel im Gebrauch, um Flüssigkeiten 
in Tropfenform überzuführen : Siebe, Streudüsen, Flüssigkeitsstrahlen und 
Wurfräder. 

a) Zerteilen mittels Sieben. 
Als nächstliegendes Beispieol ist hier auf die Verwendung der bekannten 

Gieß ka nne zum Besprengen' von Blumen und Rasen in Landwirtschafts
und Gärtnereihekieben und zum Benetzen roher und gewaschener Gewebe 
in Bleichereien, Wäschereien usw. bei der Rasenbleiche hinzuweisen. 

Wie bei dieser, so finden auch bei verschiedenen Bauarten von Spreng
wagen, die zur StaOOb6kämpfung auf Straßen dienen, siebartig durch
brochenfi Brausevorrichtungen Anwendung, welche das ihnen unter Druck 
aus einem fahrbaren Vorratsbehälter zuströmende Sprengmittel, meist Wasser, 
bei der Fahrt des Wagens über die Straßenfläche verteilen. Der ,Form nach 
werden diese Vorrichtungen in Rohrbrausen, Zylinderbrausen und Kugel
brausen unterschieden. Sie werden zu mehreren an dem Sprengwagen an
geordnet und so mit Abstell- und Regeleinrichtungen versehen, daß sowohl 
die Menge des ausfließenden Wassers als auch dessen Ausbreitung über die 
zu benetzende Straßenfläche geregelt werden kann 2. 

Für Firnissiedereien, Linoleumfabriken usw. hat Fr. Walton3 einen Oxy
dationsapparat angegeben, bei dem die zu oxydierende Flüssigkeit nach 
Abb. 369 durch ein fein gelochtes Sieb a in Strahlen aufgelöst wird, die bei 
ihrem Herabfall durch einen belichteten Raum infolge der zunehmenden Ge-

l John Harrison: Eng!. Pat. NI'. 9617 vom 8. Juli 1887. 
2 Niedner: Die Straßenreinigung in den deutschpn Städtpn. Leipzig 1911. 
3 Eng!. Pat. NT. 209 vom 27. Januar 1860. 
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schwindigkeit ihrer Einzelteile in Tropfen zerfallen. Das mit einem Zusatz 
von 2 v. H. essigsaurem Bleioxyd gekochte Leinöl steht in dem Apparat 
oberhalb des Siebes a unter dem gleichbleibenden Druck des Kolbens bund 
fließt als feiner Regen durch eimm Luftstrom, der bei c quer durch den Fall
raum gedrückt oder gesaugt wird. Die im unteren Teil des Raumes sich sam
melnde Flüssigkeit wird durch Dampf, der den Kasten d durchströmt, auf 
100 bis HO 0 erwärmt und, von einer Pumpe e zu erneuter Behandlung so 

7-
Abb. 369. Oxydationsapparat. 

lange wieder über das Sieb gefördert, 
bis die Oxydation des Linoxins den 
gewünschten Grad erreicht hat. 

Auch die Schrotfabrikation findet 
unter Verwendung eines Siebes statt. 
Dasselbe bildet den' Boden einer 
runden oder viereckigen Eisen blech
pfanne, der Schrotform, und wird, 
um das Auflösen der durch die Löcher 
tretenden Bleistrahlell in einzelne 
Tropfen zu fördern, mit einer Schicht 
Bleiasche (Bleikrätze ) bedeckt, deren 
lockere Beschaffenheit das darauf 
gegossene Blei nur allmählich durch
sickern läßt. Die Sieblöcher sind rund, 

%' glattrandig, kleiner als der Durch-
messer der zu gewinnenden Schrot
körner und um das Dreifache ihres 
Durchmessers voneinander entfernt. 
Die Schrotform wird zweckmäßig so 
hoch aufgestellt, daß die Tropfen 

einen Luftraum von 30 bis 40 111 Höhe durchfallen, ehc sie zur völligen 
Abkühlung in Wasser aufgefangen werden 1. 

Durch einen kurzen Fallweg und rasch erfolgende Abkühlung der Tropfen 
unter ihren Erstarrungspunkt wird die Ausbildung kugeliger Tropfen er
schwert, aber die Granuliereinrichtung vereinfacht. Ihre einfachste Gestalt 
erhält sie wohl durch den bei der Hartlotdarstellung üblichen Ersatz des 
Siebes durch einen unter Wasser schnell und stoßweise bewegten Besen aus 
Birkenreisern, auf den das geschmolzene Metall in dünnem Strahl gegossen 
wird. Es wird dadurch in Körner verwandelt, die ungefähr die Größe eines 
Hirsekorns besitzen. 

b) Zerteilen mittels Streudüsen. 
Ein Flüssigkeitsstrahl, der in einem lufterfüllten Raume einer Düse 

nnter Druck entströmt, wird unter dem Einfluß des Luftwiderstandes und 
der Vermischung mit Luft in ein Strahlenbündel und schließlich in eine 
Tropfenmasse aufgelöst, die sich über eine um so größere Fläche ausbreitet, 

I Näheres siehe DingI. polyt .• Tourn. 1830, Bd. 38, ~. 354. 



Das Zerteilen von Flüssigkeiten. 329 

je vollständiger die lebendige Kraft der Flüssigkeit verbraucht wurde. Das 
Zerstreuen des Strahles kann gefördert werden: 

1. Durch Mischen der Flüssigkeit mit Luft vor dem Verlassen der Düse, 
ein Verfahren, das bei Rasensprengern Anwendung findet und schon auf 
kurze Entfernung ein weitgehendes Zerstäuben der Flüssigkeit ermöglicht. 
Die Mischlu~ wird von der die Düse durchströmenden Flüssigkeit an gesaugt 
und innerhalb der Düse verdichtet, so daß sie beim Verlassen dieser expandiert 
und die gleichzeitig mitaustretenden Flüssigkeitsteilchen auseinanderreißt. 

2. Durch Stoß des Flüssigkeitsstrahles gegen ein widerstehendes Mittel, 
wobei unter Vernichtung eines Teiles der Strahlenergie der Energierest das 
Zerschellen oder Zersplittern des Strahles und damit dessen Auflösung in 
sich seitlich ausbreitende Tropfenscharen bewirkt. 

Hiervon wird u. a. Gebrauch gemacht bei der zum Benetzen von Geweben 
und Papierbahnen dienenden Erardschen Anfeuchtmaschine, Abb; 370. 

a.. 
Abb . :l'iO. ' loIJanfeu ·bler. 

\ \ 

1 \ 

Bei ihnen befindet sich oberhalb des zwischen den beiden Walzen a und b 
ausgespannten Stoffes c ein schwach gewölbtes Schirmblech d, gegen das 
Strahlen gespannten Wassers stoßen, die einer Reihe nach abwärts gerich
teter Bohrungen eines in der Querrichtung des Gewebes liegenden Leitungs
rohres e entströmen. Die Bohrungen sind 1 mm weit bei 50 mm Zwischen
raum und können nach Bedarf durch auf dem Rohr verschiebbare Gummi
hülsen ganz oder zum Teil geschlossen werden. Eine unterhalb des Schirmes d 
befindliche Rinne f nimmt das beim Zerschellen der Strahlen vom Schirm abflies
sende Wasser auf, während ein feiner Sprühregen sich über die Rinnenkanten 
hinweg auf das darunter mit 1,5 bis ~ m Sekundengeschwindigkeit vorüber 
gezogene Gewebe ergießt, das durch die Bremse g in Spannung erhalten wird. 

Zuweilen, z. B. bei zur Luftbefeuchtung dienenden Wasserzerstäubern. 
wird die Stoßfläche durch einen Druckw8sserstrahl gebildetl. 

I DRP. Nr. 27758 vom 9 . • Jlllllmr 1884: Nr. 68 065 vom 12. Juni 1892, Nr. 74301 
vom 17. September 1892. 
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3. Durch Ringform und allmähliche Erweiterung des Strahlquerschnittes. 
Eine Streudüse dieser Art zeigt die Abb. 371. Der Düsenmund a ist kegel
förmig erweitert und umschließt einen in der Richtung der Düsenachse ver
stellbaren Vollkegel b so, daß zwischen beiden ein ringförmiger Spalt für den 

- -...::..:: - - - - - - - - - - - ------ --- /--- - .......... /',---~ :1. ~- ..... _," 
, / ~~ 1/ " ,, ' 

Abb. 371. Rasensprenger. 

. \ \ 
, \ \ 

\, \ ", 

Austritt des Druckwassers verbleibt. Die allmähliche Vergrößerung de~ 

austretenden dünnwandigen Flüssigkeitskegels bedingt eine dauernde Ab
nahme von dessen Wanddicke, bis sie zum Zerreißen der Flüssig
keit und zur Bildung eines herabfallenden Tropfenschleiers führt . 

In der Streudüse von Körting, Abb. 372, entsteht der dünn
wandige Streukegel dadurch, daß de.r der Düse entströmende 
Flüssigkeitsstrahl im Innern der Düse steilgerichtete schrauben
förmige Kanäle durchströmt, so daß er in drehende Bewegung 
versetzt wird. Infolge hiervon zerreißt die in dem eingeschlossenen 
Strahl gebundene Fliehkraft den Strahl beim Verlassen derDüsl' 
und löst ihn in einen feinen Nebelwirbel auf, der sich in weitem 
Umkreis ausbreitet. Außer zur Luftbefeuchtung werden dies(' 
Düsen mit Vorteil zur Rückkühlung des Kondensationswassers 
bei Dampfmaschinenanlagen, zur Zerstänbung flüssiger Brenn
stoffe bei Ölfeuerungen auf Schiffen und Lokomotiven! sowie 
zum Zerstäuben von flüssigem Blei für die Herstellung von 

Abb.3'2. 
Streudllse. elektrischen Akkumulatoren benutzt. 

c) Zerteilen mittels Flüssigkeitsstrahles. 
Unter Pressung einer Düse entströmende Flüssigkeit bildet in der Näh(' 

der Düsenmündung einen geschlossenen harten Strahl, der in geeigneter 
Richtung gegen eine ruhende oder bewegte Flüssigkeit gleicher oder anderer 
Art, aber von niederer Spannung, geleitet, die Zerteilung dieser bewirkt. 
Hierbei wird ein Teil der Strahlenergie in Bewegungsenergie der Flüssigkeits
teile umgesetzt. Wenig zähe Flüssigkeiten, wie Wasser, leichte Kohlenwasser
stoffe, geschmolzene Metalle usw., werden hierbei in einen Tropfenregen, zähe 
Flüssigkeiten, wie Hochofenschlacke und andere Glasflüsse, die bei der Ab
kühlung erstarren, in feinfaserige Haufwerke zerlegt. Von dem letztgenannten 

J ZdtRchr. d. Ver. deutsch. log. 1902, S. 516. 
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Vorgang wird u. a. bei der Herstellung der Schlackenwolle Gebrauch gemacht, 
indem ein stark gepreßter Dampf- oder Luftstrahl unter sehr spitzem Winkel 
gegen die Oberfläche des Schlackenbades geleitet wird. Die hierbei losgerissenen 
zähflüssigen Schlackenteile bilden kurze feine Fäden, die unter der Blase
wirkung des Strahles rasch 

erkalten und als Fasergewirr :~ I 
in einem vorgelegten Be-
hälter gesammelt werden. ~ . --. - . 

Der beschriebenen Ein- IJrucklujt ----r=--"'I!':'j=:;'-
richtung zunächst steht die 

"Schalenfeuerung" für 
Dampfkessel, bei welcher am 
Eingang des Feuerraumes in 
einer flachen Schale befind
liches Heizöl mittels eines 
schräg aufgeblasenen Luft
stromes zerstäubt wird. Bei 
den übrigen Arten der Strahl
zerstäuber wird die zu zer
teilende Flüssigkeit dem 
Druckstrahl in einer räum
lieh. begrenzten dünnen 
Schicht dargeboten, die an 
der Mündung eines die Flüs
sigkeit zuführenden Rohres 
lagert. Diese Schicht wird 
von dem Strahl in tangen-
tialer Richtung getroffen, 
hierbei in Flüssigkeitsstaub 
zerteilt ' und durch eme 
nachrückende neue Schicht 
ersetzt, so daß ein stetig 
verlaufender Betrieb ent
steht. Die Schichtbildung 
erfolgt auf zweierlei Art : 

1. Durch rechtwinklige 

.t---... _~--

lIe/?o! 

~ + --- ~~ - -~- .. 
'13: =r ~ 8 lur I 

[) m,oj t -

Abb. tli3-875. J)ruckstrahl·Zerstl1uber. 

Zusammenstellung von Strahlrohr und Flüssigkeitsrohr, Abb. 373: Zerstäuber 
von Walker. 

2. Durch gleichachsige Lage beider Rohre, wobei den Strahl liefert 
a) ein Außenrohr, Abb. 374, Salpetersäurezerstäuber für Schwefel

säurefabriken VOll. Burgemeister1 ; 

b) ein Innenrohr, Abb.375: Goudronzerstäuber der Ölfeuerung VOll 

Urquhal't2 ; 

. 1 DingI. polyt. Journ. 1880, Bd. 235, S. 277. 
2 Lc Glmie Civil1899, R. 113; Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnwesens 1899, :-;, 2(13. 
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c) ein Außen- und ein Innenrohr, Teerölzerstäuber der Lokomotivkessel
heizung von Holden!. 

Die zu zerstäubende Schicht tritt bei den Zerstäubem 1 und 2a in Gestalt 
eines niedrigen Vollzylinders aus der Rohrmündung hervor; der Druckstrahl 
bestreicht bei 1 die Stimfläche, bei 2a die Mantelfläche dieses zylindrischen 
Flüssigkeitskörpers. Bei 2b verläßt die zu zerstäubende Flüssigkeit das Zu
leitungsrohr als Hohlzylinder und das Druckmittel bestreicht dessen innere 
Mantelfläche. In 2c finden sich die bei 2a und 2b zu beobachtenden Wir
kungen vereint vor. 

Der Ersatz der abgeblasenen Schicht, also die Zufuhr der zu zerstäuben
den Flüssigkeit zum Wirkungsbereich des Druckstrahles, ist entweder die 
Folge der saugenden Wirkung dieses Strahles, die sich mit dessen zerstäuben
der Wirkung vereint, oder sie wird durch den Zufluß der zu zerstäubenden 
Flüssigkeit aus einem Behälter erzielt, der sich oberhalb des Zerstäubers 
befindet. 

Neben Zerstäubereinrichtungen zur Herstellung pulverisierten Bleies 
für Akkumulatorenfabriken2 , die Herstellung von Farb- und Lacküberzügen 
usw. gehört der neuesten Zeit ein von Schoop angegebenes-und vielseitig ver-· 
wendbares Verfahren3 zum überziehen beliebiger Körper mit Metallschichten 
an. Nach ihm wird das Ende eines stetig zugeführten Metalldrahtes in einer 
Knallgasflamme bis zum Schmelzen erhitzt und im Augenblick des Schmelzens 
von einem Preßluftstrom getroffen, der das geschmolzene Metall 'fein zer
Rtäubt und gegen die zu bedeckende ("metallisierende") Oberfläche wirft, 
an der es eine mehr oder weniger dicke Schicht bildend festhaftet. 

Abweichend von den bereits besprochenen Verfahren der Herstellung 
von Schlackenwolle wird diese auch dadurch hergestellt, daß gegen einen 
frei herabfließenden, 10 bis 15 mm dicken Schlackenstrom ein breiter aber 
dünner, ihn kreuzender Dampfstrahl geblasen wird. Dieses Verfahren findet 
auch bei der Herstellung des schon erwähnten kugligen Stahlsandes Anwen
dung. Hier wird am Rand eines weiten flachen Wasserbeckens efn 8 bis 
10 mm dicker Eisenfaden, der der Abflußrinne des Kupolofens entfließt. 
von einem gegen das Wasserbecken gerichteten Dampfstrahl gekreuzt und in 
Hphäroidale Tropfen verschiedener Größe aufgelöst. Diese breiten sich über 
der Wasserfläche aus, verbrennen teils im Sauerstoff der Luft unter lebhafter 
Funkenerscheinung und fallen anderenteils in das Wasser, wo sie unter Bei
behaltung der Kugelform erstarren. Damit das letztere rasch erfolge und die 
graphitische Ausscheidung des Kohlenstoffes aus dem Eisen verhindert werde, 
muß die Wassertemperatur dauemd niedrig gehalten werden. Das Mischungs
verhältnis der verschiedenen Komgrößen wechselt mit der Stärke des ver
wendeten Dampfstrahles; ein zu kräftiger Strahl fördert das Entstehen 
großer Körner. 

1 Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1891, H. 496. 
2 DRP. Nr. 70348 vom 2. März 1892 u. Zusatz Nr. 86983 vom 9. Dezember 18114. 
3 Günther u. Schoop: Das Schoopsche Metallspritzverfahren. Stuttgart 1917. _ .. 

DRP. Xr. 258 505 vom 28. April 1909. 
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d) Zerteilen mittels Wurfrädern. 
Das Zerteilen flüssiger Stoffe durch Wurfräder findet nur wenig Ver

wendung. Fr. Walton, der Erfinder des Linoleums, hat es bei der Oxydation 
des Leinöles benutztl. Ingleichen finden Wurfräder zum Granulieren von 

\ , 
'. \ \ \ \ . ' 

Abb. 376. Schleuderwalze. 

Eisen bei der Fabrikation scharfkantigen Stahlsandes Anwendung. In der Blei
wcißfabrikation dienen rasch umlaufende Walzen, denen das geschmolzene 
Blei als dünner Strahl zufließt (Abb.376), zur Herstellung von Bleigranalien2 • 

Auch wagerecht liegende Schleuderscheiben sind für die Herstellung von Metall
staub vorgeschlagen worden3 . 

1 H. FiBcher: GE'schichte, Eigenschaften und Fabrikation dE's Linoleums. LE'ipzig 1888. 
~ DRP. Nr. 3550 vom 11. Oktober 1877. 
3 DRP. Nr. 116798 vom 27. Juli 18!19. 
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Filterhaut 51, 55. 
Filterkammer 65. 
Filterkessel 57. 
Filterkies 49. 
I]'ilterkörper 48, 52, 74. 
Filterleistung 54. 
Filterplatte 64, 65. 
Filterporen 51. 
Filterpresse 62, 80. 
Filterpreßkuchen 64. 
Filterpressenleistung 64. 
Filterrahmen 65. 
Filterrückstand 48. 
Filtersack 74. 
Filterschlamm 52. 
Filterstoffe 48. 
Filtertücher 50, 89. 
Filtrat 48. 
Filtrieren 48. 
Fingermesser 320. 
Flachschnitzel 320. 
Flammofen 172. 
Fleischwolf 321. 
Flintenschrot 327. 
Flintsteine 304, 305. 
.Flughämmer 67. 
Flügelschraube 228. 
Flüssigkeitsnebel 326. 
Flüssigkeitsstaub 326. 
Flüssigkeitsstoß 35. 
Formblock-Schneidwinde 

321. 
Formsandmischer 213. 
Fraktionen 127, 180. 
Füll presse 86. 

Gasfilter 42. 
Gasmischer 212. 
Gaswäsche 106. 
Gatesbrecher 281. 
Gattierung 194. 
Gefügebilder 195. 
Gegenmesser 311, 319. 
Gegenstromapparat 129, 

145. 
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Gegenstromtrockner 155. 
Gegenstromverfahren 115. 
Genußteige 231. 
Gemenge 194. 
Gemisch 194. 
Gestellrätter 15. 
Getreidereinigungsmaschine 

43. 
Getreidespeieher 207. 
Gewebe, gazebindiges 7. 
Gewcbe, köperbindiges 7. 
Gewebe, leinwandbindiges 7 
Gewebetroekner 158, 165. 
Gewebewaschmaschine 100_ 
Gichtgaswäscher 108. 
Gießkannc 327. 
Gittersohle 259. 
Glasurmühle 285: 
Gleichfälligkeit 28. 
Gleichstromapparat 128, 

145. 
Gleichstromtrocimer 151. 
Goudron-Zerstäuber 331. 
Gradierwerk 169. 
Granalien 327. 
Granulieren 326. 
Graphitmühle 300. 
Grieben 131. 
Gries 283. 
Griesputzmaschine 43. 
Grobbrecher 273. 
Großfiltration 50. 
Guillotinemesser 315. 
Gummiwolf 235. 

Haarsieb 6. 
Haarsiebboden 6. 
Hackmesser 257. 
Hackstock 255 .. 
Häckselsehneidmaschine 

318. 
Hängebleche 83. 
Hängestück 85. 
Hängezentrifuge 69. 
Hammer 252. 
Hammerwäsche 100. 
Handdrusch 263. 
Handklau ben 20. 
Handmörser 252. 
Handscheidung 251. 
Handschwingsieb 13. 
Handsetzsieb 36. 
Handsieb 8. 
Handwäscherei 92. 
Happen 19. 
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Hartguß 273. 
Hartlot 327. 
Hartlotdarstellung 328. 
Haube am Beil 255. 
Haube an der Blast:> 182. 
Haue 290. 
Haufwerk 4. 
Hauptfurchen 291. 
Hauschläge 291, 292. 
Hebdaumen 259. 
Hebling 259. 
Heizfläche 127. 
Heizflächentrockner 143, 

159. 
Heißpresse 73, 78. 
Heizstoff 127. 
Heizwand 127. 
Helm am Beil 255. 
Helm an der Blase 182. 
Helmschnabel 182. 
Herd 17. 
Herdbelag '18. 
Herdsatz 18. 
Hilfspresse 86. 
Hochdruckfilter 53, 61. 
Holländer 314. 
Holzschleifmaschine 313. 
Holzschliff 313. 
Holzspalter 324. 
Holzspaltmaschine 324. 
Holzwollhobelmaschine :11 i. 
Homogenisieren 215, 241. 
Hydraulische Presst:> 81. 

Indigomühle 307. 

Kämmen 23. 
Kämmling 23. 
Kämmaschine 23. 
Kakaomühle 296. 
Kaliberrost 11. 
Kalorifer 135. 
Kaltpresse 73, 82. 
Kammerpresse 64. 
Kammzug 23. 
Kanaltrockner 151. 
Kaolinpresse 80. 
Kaolinschlämmerei 32, a3. 
Karlik·Rätter 15. 
Kartoffel\Väsche 99. 
Kegelbre6"her 281. 
Kegelherd 18. 
Kegelmühle 296. 
Kegelsieb 15, 16. 
Kehrherd 18. 
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Keilpresse 79. 
Kiesfilter 54, 59. 
Klärbrunnen 40. 
Klärgefäß 41. 
Klärgrube 33. 
Klassenbildung 4. 
Klaubeband 20. 
Klauben 19. 
Klauben, mechanisches 21. 
Klaubgut 20. 
Klaubmagnet 25. 
Klaubtisch 20. 
Knetarm 232. 
Kneter 238. 
Kneterform 237, 238. 
Knetmaschine 231. 
Knetmaschine, einschauf· 

lige 240. 
Knetmaschine, zweischauf· 

lige 239. 
Knetmesser 229. 
Knetschaufel 229. 
Knetscheibe 237. 
Knetschraube 238. 
Knettisch 235. 
Knettrog 229. 
Knetwalze 235. 
Knetwerke 198, 216, 230. 
Knochenkohle 50. 
Königsfeldermesscr 320. 
Königswelle 298. 
Kofferpfannen 170. 
Knippmaschine 325. 
Knotenfänger 6. 
Kohlebreiverfaltren :13. 
Kohlefilter 50, 57. 
Kohlenmühle 297. 
Koksbrecher 280. 
Kolben 180. 
Koller 298. 
Kollergang mit Austragrost 

299. 
Kollergang mit Drehteller 

298. 
Kollergang mit festem 

Teller 297, 298. 
Kollergang mit Stufenteller 

299. 
Kollermühle 297. 
Kollersteine 298. 
Kolonnenapparat 181, 188, 

192. 
Kondensiert:>n 173. 
Konditionieren 134. 
Konzt:>utrit:>rpn 173. 

Korkwolf 311. 
Krauthobel 256. 
Kreuztuch 73. 
Kreuzungswinkel der Hau-

schläge 291. 
Kühler 180. 
Kugelbrause 327. 
Kugelfallmühle 307. 
Kugelgewicht in Trommel-

mühlen 305. 
Kugelhaue 290. 
Kugelmühle 303. 
Kugelmühle für satzweise 

Vermahlung 306. 
Kugelmühle mit Siebaus-

tragung 307. 
Kugelrollmühle 301. 
Kugelrost 8. 
Kurbelwaschmaschine 101. 

Läuterboden 6. 
Läutern 18, 92. 
Läuterrinne 96. 
Läutertrommel 98. 
LauglLpparat 117, 119, 124, 

125. 
Lauge 109. 
Lauggefäße 115,. 120. 
Lauggefäßbatterie 121. 
Lauggut 109, 111. 
Laugkasten 113. 
Leimschneidlade 32a. 
I..eseband 20. 
Lesekegel 21. 
Leuchtgaswäsche 109. 
Leviathan 96. 
Lichtglas 173. 
Lösung 109. 
Lösungsmittel 110. 
Lohpresse 88. 
Luftbefeuchtung 326, 329. 
Lufterwärmungsapparat 

135. 
Luftfurchen 291. 
Luftstromsortierung 43, 44-
Lufttrockenheit 139. 
Lumiereplatte 195. 
Luttt:>r 180. 

Jlacerationsgefäß 120. 
Magnetscheider 24, 25, 26. 
Mahlbahn 298. 
Mahlbalken 291. 
Mahlfläche 284, 288. 
2\lahlgang 283. 



Mahlgang, oberläufiger 
289. 

~Jahlgang, seitenläufiger 
288, 292. 

Mahlgang, unterläufiger 
288, 289. 

Mahlkörper 283, 284 .. 
Mahlkugeln 304. 
Mahlmaschinen 283. 
Mahlscheiben 291. 
Mahlteller 298, 299. 
Mahltrommel 303. 
Mahlverfahren 282, 285. 
Mahlwalzen 293, 294. 
MalJlwerkzeuge 282, 288. 
Maischemischer 227. 
Manschette 82. 
Maschincnquirl 220. 
Maschinensieb 8. 
Maschinenwäscherei 92. 
Masselbrecher 270. 
Massenausgleicher 68,· 69. 
Mastikator 235. 
Malzwender 211. 
Mehl 246, 283. 
Mehlanfeuchter 212. 
Mehlführung 38. 
Mehlmischmaschine 207, 

210. 
Mehlmischer 201. 
Meblrinne 38. 
Mehlteig 230. 
Mehrkörperapparat 175. 
Mengen 194. 
Meßgefäß 199. 
Meßrahmen 200. 
Meßrohr 199. 
Messerkasten für Schnitzel. 

maschi~en 319. 
Messerraspeln 312. 
Metallisieren 332. 
Metal1staub 333. 
Mikromembranfilter 49, 52. 
Milchschleuder 45, 46. 
Milchzentrifuge 45. 
Minutenschmirgel 34. 
Mischarbeit ·197. 
Mischapparat 198. 
Mischdüse 215. 
Mischen 194, 202. 
Mischen durch Handarbeit 

204. 
Mischgut 194. 
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Mischen von Flüssigkeiten 
203. 

Mischer 221. 
Mischer für Teermakadam 

225. 
Mischermit Quirlumlauf227. 
~schkelle 204. 
Mischmaschinen 198, .221. 
Mischschaufel 204. 
Mischscheibe 219. 
Mischschippe 204. 
Mischschleuder 213. 
Mischschnecke 227. 
Mischschraube 227. 
Mischtrommef 32, 210. 
Mischung 194. 
Mischungsgt'ad 196. 
Mischwalzwerk 243, 244. 
Mischwerk 198, 202. 
Mischwerkzeug 229. 
Mitläufer 166. 
Mitläufertuch 88. 
Mörsermühle 288. 
Mörtelmischer 210. 
Montejus 55. 
Mühle 283. 
Mü4J.spindel 290. 
Mühlsteine 289. 
Mühlsteine, franzöSische 

289. 
Münzplattensortier. 

maschine 23. 
Muldentrockner 165. 

Naßkollergang 299. 
Naßmühle 284. 
Naßmühle, oberläufige 290. 
Naßschmelze 131. 
Naßzerkleinerung 251. 
Nebenfurchen 291. 
Nichtstromapparat 128, 145 
Nichtstromtrockner 145. 
Noppen 20. 
Nutschen 55. 
Nutschfilter 55. 

Oberläufer 289. 
Obstpresse 91. 
Öhr am Beil 25!i. 
Ölkuchenbrecher 280. 
Ölpresse 85. 
Oxydationsapparat 327. 

Mischen durch Schütten, ·1 Paketwaschmaschine 
Rühren, Verreiben 197. 101. 

100, 

F i 8 C her, Scheiden, Mischen, Zerkleinern. 

Panzerzentrifuge 69. 
Pltppentrockner 166. 
Pendelmühle 302. 
Pendelrätter 15. 
Perplexmühle 269. 
Phlegma. 180. 
Pistill 253. 
Planpfanne 160, 170. 
Planrätter 14. 
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Plansieb 7, 12. 
Plantrockner 159. 
Platinretorte 183. 
Pneumatisches Pochwerk 

262. 
Pochdampfhammer 263. 
Pochgut 258. 
Pochhamm8r 258. 
Pochschaft 259. 
Pochschuh 259, 260. 
Pochsatz 262. 
Pochsohle 259. 
Pochstempel 258. 
Pochtrog 258, 259, 261. 
Pochtrübe 262. 
Pochwacke 260. 
Pochwerk 258. 
Prallsieb 9. 
Prallstrahlmischer 215. 
Preßbengel 80. 
Preßdeckel 74. 
Preßfilter 62, 73. 
Preßgut 73. 
Preßkuchen 73. 
Preßpaket 74. 
Preßplatten 75, 78, 84. 
Preßpumpe 87. 
Preßring 84. 
Preßrohr 90. 
Preßschachtel 75. 
Preßsack 84. 
Preßsäulen 81, 84. 
Pressenfuß 81. 
Pressenhaupt 81. 
Pressenrahmen 82. 
Preßstempel 85. 
Preßtisch 75. 
Preßtopf 76. 
Preßtuch 74. 
Preßwagen 85, 86. 
Pulver 246. 
Pulverisiermühle 301. 
Pulverisiertrommel 301. 

Quetschwalzwerk 276, 2ii. 
Quirl 205, 219. 

22 
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Rätter 14. 
Rahmenpresse 65. 
&aschig-Ringe .107. 
Rasensprenger 330. 
Raspelbleche 311. 
&aspelgut 310. 
Raspeln 310. 
Raspelschienen 311. 
Regenturm 169. 
Regenwerk 169. 
Reibe 310. 
Reiber 253. 
Reibgut 310. 
Reibkeule 253. 
Reibmaschine 312. 
Reibplatte 206, 253. 
Reibschale 206, 253. 
Reibsei 310. 
Reibsieb 10. 
Reibtrommel 312. 
Rektifikation 179, 181, 

'188. 
Rektifikationskammer 188. 
Retorte 180. 
Riegelschneidmaschine 

322. 
Rieselturm 169. 
Riffelwalzen 294. 
Ringpresse 76, 84. 
Rinnenschnitzel 320. 
Rinnenwaschmaschinen 93. 
Rinnenwäschen 96. 
Robertsche Wäsche 94. 
Röhrentrockner 159, 162. 
Rohrbrause 327. 
Rohrmühle 308, 309. 
Rollmühle 297, 300, 302. 
Rost 8. 
Rübenreibe 313. 
Rübenschnitzelmaschine 

319. 
Rübenwäsche 99. 
Rühren 198. 
Rührer 220. 
Rührgebläse 217. 
Rührquirl 204, 220, 222, 

226. 
Rührscheibe 204, 205. 
Rührstab 204. 
Rührstange 205. 
Rührwerk 32, 198, 216, 219, 

222. 
Rüssel 182. 
Rüttelschuh 259. 
Rundherd ] 8. 
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8ackfilter 51, 59. 
Säulenmischmaschine 226. 
Säurezentrifuge 70. 
Saigerherd 129. 
Saigerprozeß 129. 
Saigerröhren 129. 
Salpetersäurezerstäuber 331 
Salztrockner 157. 
Sandfang 41. 
Sandwäsche 95. 
Sattelpfanne 170. 
Saugfilter 55. 
Saugluftrührer 217, 218. 
Schaber 299. 
Schachtelpresse 75. 
Schachteltrockner 151. 
Schärfe der Mahlscheiben 

284. 
Schalenfeuerung 331. 
Scharreisen 299. 
Schauglas 173. 
SchaumschlagmaEchine 223, 

224. 
Scheiben messer 316. 
Scheibenmühle 288, 292. 
Scheidebank .252. 
Scheideflüssigkeit 31. 
Scheideplatte 252. 
Scheidepressen 62, 73. 
Scheidesaft 57. 
Scheidung; fraktioniertc 

]27. 
Schieferspalter 254. 
SchieBer 258. 
Schlackenwolle 326, 331, 

332. 
Schlackenzerstäuber 332. 
Schlämmen 32. 
Schlämmgrube 32. 
Schlämmwerk 220. 
Schlaglot 327. 
Schlagkreuzmühle 266. 
Schlagleistendresoh-

maschine 264. 
Sch]agstiftmaschine 267, 

269. 
Schlauchfilter 51, 60. 
Schleifmaschine für Holz 

313. 
Schleuderfilter 62. 
Schleuderfilterbetrieb 71. 
Schleudergefäß 46. 
Schleuderkorb 70. 
Schleudermühle 265, 267. 
Schleuderpumpe 214. 

Schleuderrad 214. 
Schleuderscheibe 212. 
Schleudertrommel 46. 
Schleuderwalze 333. 
Schleuderwerk 198, 206, 

212, 265. 
Schluck 291. 
Schmauchwasser 134. 
Schmelzen 127. 
Schmelzkessel 130. 
Schmelztemperatur 131. 
Schmirgelsortierung 34. 
Schneebesen 206. 
Schneidblock 256. 
Schneidbrett 256. 
Schneidgut 310, 314. 
Schneidmesser 256, 310, 

314. 
Schneidmaschine 314, 317, 

321. 
Schneidwerke 309. 
Schneidwinkel 256, 314. 
Schnittlinge 256, 315, 316. 
Schnitzel 315. 
Schnitzelmaschine 319. 
Schnitzelmesser 320. 
Schnitzelpresse 91. 
Schnitzer 256. 
Schrägsieb 7. 
Schraubenbrecher 282. 
Schraubenkneter 236. 
Schraubenpresse 79, 80. 
Schraubenrührwerk 224. 
Schraubenstopfpresse 91_ 
Schrot 283, .327, 328. 
Schrotform 328. 
Schrotkörnung 327. 
Schrotmühle 295. 
Schubmesser 315. 
Schütten 197. 
Schüttelsieb 14. 
Schüttwerke 198, 206. 
Schusser 258. 
Schwaden 136. 
Schwefelkohlenstoff 110. 
Schwemmsieb 9. 
Schwemmverfahren 115. 
Schwingmesser 315, 316. 
Schwingsieb 12. 
Schwungwalzenmühle 302. 
Scourtin 73. 
Seidensiebe 6. 
Seiher 76. 
Seiherpresse 85. 
Seiferischneidmaschine 321. 



Seitenschnittmesser 320. 
Setzarbeit 36. 
Setzfaß 37. 
Setzgut 36. 
Setzmaschine 36, 37. 
Siebe, bewegte 11. 
Siebe, ruhende 8. 
Siebboden 6. 
Siebdurchlaß 7. 
Siebgeschwindigkeit 30, 54. 
Siebgewebe 7. 
Siebgut 8. 
Siebmaschine 8. 
Siebrückhalt 7. 
Siebsetzen 36. 
Siebtisch 50. 
Siebtrommel 15. 
Siebwalze 89. 
Silo 207, 208. 
Sinkstoffe 40. 
Soleverdampfer 177. 
Sorten 30. 
Späne 315. 
Spaltbeil 255. 
Spalten 253. 
Spalter 253, 310. 
Spaltgut 310. 
Spaltkeil 254. 
Spaltmaschine 323, 324. 
Spaltmeißel 254. 
Spaltmesser 254. 
Spaltwerk 309. 
Spann- und Trockenma· 

schine 158. 
Sperrstock 87. 
Spiralsieb 16. 
Spitzkasten 39. 
Spodium 50. 
Spodiumwäsche 97. 
Sprengwagen 327. 
Spreufege 43. 
Spülen 92. 
Spülmaschine 106. 
Stärkekocher 223. 
Stärkewaschbottich 94. 
Stärkewaschrinne 97. 
Stahlsand 327, 332, 333. 
Stampfen 252. 
Stampferwäsche 101. 
Standartwäscher 109. 
Stande U2, U5. 
Staub 246. 
Staubkammer 44. 
Staubluftfilter 60. 
Stauchen 36. 
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Stauchweg 36. 
Steinauge 290. 
Steinausleser 27. 
Steinschlag 252, 273. 
SteinsteIlung 290. 
Stempel 252. 
Stempelpochwerk 258. 
Sternfilter 60. 
Stiftendreschmaschine 263. 
Stößel 252. 
Stößer 252. 
Stopfpresse 90. 
Stoßherd 18. 
Stoßleistenmischer 226. 
Stoßsieb 12. 
Strahlmischer 215. 
Strahlzerstäuber 330, 33l. 
Strangwäsche 100, 103. 
Streudüse 328, 330. 
Strohschüttler 264. 
Strohspalter 255. 
Stromapparat 35, 41, 128. 
Stromtrockner 150. 
Stufenrätter 15. 
Stufensieb 8. 
Sulfuriermaschine 222. 

Teerölzerstäuber 332. 
Teigteilmaschine 322. 
Teigteilmesser 323. 
Tonschneider 323. 

Ubergang 180. 
Überlauf 182. 
Überzerkleinerung 251. 
Umlaufmischer 219. 
Unterläufer 289.' 

Vakuum 173. 
Vakuumapparat 174. 
Vakuumdestilliera pparat 

184. 
Yakuumtrockner 143. 
Verdampfen 127, 168. 
Verdampfkörper 173, 175. 
Verdrängverfahren lU. 
Verdunsten 168. 
Verdunstungseinrichtung 

168, 170. 
Verdunstungsscheiben 172. 
Verreiben 198. 
Vereibscheiben 242. 
Verreibwerke 198, 241. 
Verreibwalzwerke 242. 
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Viennara-Knetmaschine 
232. 

Vorlage 180, 319. 
Vor presse 86. 

Wärmeleitzahl 128. 
Wärmeübertragung 127. 
Walzen 88. 
Walzenbrecher 275. 
Walzenkneter 234. 
Walzenknetmaschine 235. 
Walzenmischmaschine 243. 
Walzenmühle 293. 
Walzenpresse 88. 
Walzenquetsche 276. 
Walzenrost 89. 
Walzenschluck 88, 275. 
Walzenstuhl 294. 
Walzentrockner 159, 164. 
Walzenwäsche 103. 
Walzlinie 293. 
Warmlufttrockner 143. 
Warmpresse 84. 
Wascharbeit 94. 
Waschbehandlung 99. 
Waschen 91, 92. 
Waschflüssigkeit 92. 
Waschgefäß 92. 
Waschgerät 92. 
Waschgut 92, ro. 
Waschhammer 100. 
WaschkÖrper 107, 108. 
Waschkufe 10 l. 
Waschmaschine 92. 
Waschrad 102. 
Waschrinne 96. 
Waschscheibc 108. 
'Waschtrommel 101. 
Waschturm 107. 
Wassergehalt 137, 138, 196. 
Wasserstaub 329. 
Werkstoffe, feste 248. 
Werkstoffe, mittelfeste 248. 
Werkstoffe, sehr feste 248. 
Wiegemesser 257. 
Wollentkletter 28. 
Wolltrockner 147. 
Wollwaschmaschine 95. 
Wrasen 136, 168. 
Wrasenfang 168. 
Wurfsieb 9. 
Wurfschaufel 43. 
Wurfrad 333. 

Zentrifugalpumpe 214. 
Zentrifugalreibe 313. 

22* 
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Zentrifugalschnitzel. 
ma.schine 320. 

Zentrüuge 62, 66, 68. 
Zentrifugenexplosion 67. 
Zentrifugenkorb 66. 
Zentrifugenregler 69. 
Zentrifugentrommel 66. 
Zerkleinerung, bestimmt!' 

·246. 
Zerkleinerung, unbestimm· 

te 247, 250. 
Zerkleinerungsarbeit 248. 
Zerkleinerungsgrad 247. 
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Zerkleinerungsmaschine 
257. 

Zerkleinerungsquotient 247. 
Zerreiben 253. 
Zerschellen 265. 
Zerstäuben 326. 
Zerteilen bildsamer Werk· 

stoffe 246. 
Zerteilen fester Werkstoffe 

246, 249. 
Zerteilen von Flüssig

keiten 246. 
Zerteilbarkeitsgrenzen 246. 

Zertrümmern 265. 
Zuckerspaltma.schine 325. 
Zuschärfungswinkel 256, 

314. 
Zweiwalzentrockner 164_ 
Zykloidalmühle 286. 
Zyklon 47. 
Zylinderbrause 327_ 
Zylindermesser 316. 
Zylindersieb 15. 
Zylindertrockenma.schine 

164, 165, 166. 
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Chemische Apparatur 
Zeitschrift für die maschinellen und apparativen Hilfsmittel der 

chemischen Technik 
Herausgeber: Dr. A. J. Kieser 

Erscheint monatlich 2mal. Vierteljährlich M. 5.
Die "Chemische Apparatur" bildet einen Sammelpunkt für alles Neue und Wichtige 
auf dem Gebiete der maschinellen und apparativen Hilfsmittel chemischer fabrik
betriebe. Außer rein sachlichen Berichten und kritischen Beurteilungen bringt sie 
auch selbständige Anregungen auf diesem Gebiete. Die "Zeitschriften- und Patent
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Zentralblatt fUr das Grenzgebiet von tbemle und Ingenleur,lssensc.aft . .......................................................................................................................... _ ......... _ ......... _-_. 
Prometheus 

Illustrierte Wochenschrift über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie 
und Wissenschaft 

Herausgeber: Dr. A. J. Kieser 
Wöchentlich ein Heft mit Originalaufsätzen, einer naturwissenschaftlich
technischen Rundschau, Notizen und einem Beiblatt "Mitteilungen aus 
der Technik und Industrie". Vierteljährlich M. 5.-
Der Wissenschaftler, Techniker, fabrikant, der in dauernder inniger Verbindung 
bleiben möchte mit den seinem Sonderfach fernerliegenden, aber eben für dieses 
Sonderfach vielfache Anregungen enthaltenden Gebieten, der Lehrer, der Offizier, 
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triebsfUhrenden Ingenieur, Chemiker und Besitzer solcher Anlagen • ......................................................................................................................... _ ... _ .... _..... -- ..... 
Probenummern kostenlos vom Verlag! 
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Allgemeine chemische Technologie: 
Kolloidchemie. Von Prof. Richard Zsigmondy, Göttingen. Zweite Auflage. 

Mit 5 Tafeln und 54 Figuren im Text. Geheftet 26 M., gebunden 31 M. 

Sicherheitseinrichtungen in chemischen Betrieben. Von Geh. Reg.-Rat Prof. 
Dr.-Ing. Konrad Hartmann, Berlin. Mit 254 Abbildungen. Geheftet 15.50 M., 
gebunden 19 M. 

Zerkleinerungsvorrichtungen und Mahlanlagen. Von Ing. Carl Naske, Berlin. 
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MIschen, Rühren, Kneten. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. H. Fischer, Han
nover. Mit ]22 Abbildungen. Geheftet 5.75 M., gebunden 9 M. 

Sulfurieren, Alkalischmelze der Sulfosiuren, Esteriflzieren. Von Geh. Reg.
Rat Prof. Dr. Wiohelhaus, Berlin. Mit 32 Abbildungen und] Tafel. Geheftet 
7.50 M., gebunden 10.75 M, 

Verdampfen und Verkochen. Mit besonderer Berücksichtigung der Zucker
fabrikation. Von Ing. W. Greiner, Braunschweig. Geheftet 6.75 M., gebunden 
10 M. 

filtern und Pressen zum Trennen von Flüssigkeiten und feiten Stoffen. 
Von Ingenieur F. A. Bühler. Mit 312 Abbildungen. Geheftet 8.75 M., gebunden 
12 M. 

Die Materia]bewegung in chemisch-technischen Betrieben. Von Dipl.-Ing. 
C. Michenfelder. Mit 261 Abbildungen. Geheftet]3 M., gebunden 17 M. 

Heizungs- und Lüftungsanlagen in Fabriken. Von Obering. V. Hüttig, Professor 
an der Technischen Hochschule, Dresden. Mit 157 Abbildungen. Geheftet 19 M., 
gebunden 23 M. 

Reduktion und Hydrierung organischer Verbindungen. Von Dr. Rudolf 
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Bisher erschienen folgende Bande: 

Spezielle chemische Technologie: 
Kraftgas, seine Herstellung und Beurteilung. Von Prof. Dr. Ferd. Fischer, 

Göttingen-Homburg. (Vergriffen! Neue Auflage in Vorbereitung.) 

Das Acetylen, seine Eigenschaften, seine Herstellung und Verwendung. Von 
Prof. Dr. J. H. Vogel, Berlin. Mit 137 Abbildungen. Geheftet 15 M., gebunden 
18.50 M. 

Die Schwelteere, Ihre Oewlnnung und Verarbeitung. Von Direktor Dr. W. 
Scheithauer, Waldau. Mit 70 Abbildungen. Geheftet ~.75 M., gebunden 12 M. 

Die Schwefelfarbstoffe, Ihre Herstellung und Verwendung. Von Dr. Otto 
Lange, München. Mit 26 Abbildungen. Geheftd 22 M., gebunden 26 M. 

Zink und Cadmium und Ihre Oewlnnung aus Erzen und Nebenprodukten. 
Von R. G. Max Liebig, Hüttendirektor a. D. Mit 205 Abbildungen. Geheftet 
30 M., gebunden 34 M. 

Das Wasser, seine Gewinnung, Verwendung und Beseitigung. Von Prof. 
Dr. Ferd. Fischer, Göttingen-Homburg. MIt 111 Abbildungen. Geheftet 15 M., 
gebunden IH.5Q M. 

Chemische Technologie des Leuchtgases. Von Dipl.-Ing.Dr. Karl Th. Volk
mann. Mit 83 Abbildungen. Geheftd 10 M., gebunden 13.50 M. 

Die Industrie der Ammonlak- und Cyanverbfndungen. Von Dr. F. Muhlert, 
Göttingen. Mit 54 Abbildungen. Geheftet 12 M., gebunden 15.50 M. 

Die physikalischen und chemischen Orundlagen des EIsenhüttenwesens. Von 
Prof. Walther Mathesius, Bertin. Mit 39. Abbildungen und 106 Diagrammen. 
Geheftet 26 M., gebunden 30 M. 

Die Kalirohsalze, Ihre Oewlnnung und Verarbeitung. Von Dr. W. Michels 
und C. Przibylla, Vienenburg. Mit 149 Abbildun~en und einer Übersichtskarte. 
Geheftet 23 M., gebunden 27 M. 

Die MIneralfarben und die durch Mineralstoffe erzeugten Färbungen. Von 
Prof. Dr. Friedr. Rose, Straßburg. Geheftt:t 20 M., gebunden 24 M. 

Die neueren synthetischen Verfahren der Fe1tindustrle. Von Privatdozent 
Dr. J. Klimont, Wien. Mit 19 Abbildungen. Gt:heftet 6 M., gebunden 9.50 M. 

Chemische Technologie der Legierungen. Von Dr. P. Reinglaß. l. Teil: Die 
Legierungen mit Ausnahme der Eisen· Kohlenstolfle/lierun/ltn. Mit zahlr. Tabellen 
und 212 figuren im Text und mit 24 Tafeln. Geheftet 38 M., gebunden 44 M. 
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Verlag "on Otto Spamer in Leipzig-ReudnitZ 

Chemisch-technologisches Rechnen 
Von Prof.Dr. Ferdinand Fischer. 2. Auflage. Bearbeitetvon Fr. Hartner, Fabrikdirektor 

G~heftet M. 5.-, kartoniert M. 6.-

Chemische Industrie (Otto 111. WUt): In bescheidenem Gewande tritt uns hier ein kleines Buch 
entgegen, dessen weite Verbreitung sehr zu wünschen wäre. •. Es wäre mit großer Freude zu be
grüßen, wenn vorgerücktere Studierende an Hand der zahlreichen und höchst mannigfaltigen In diesem 
Buche gegebenen Beispiele sich im chemisch·technischen Rechnen üben wollten i derartige "ätlgkelt 
würde ihnen später bei ihrer Lebensarbeit sehr zustatten kommen. - Aber nicnt nur ais Leitfaden 
beim akademischen Unterricht, sondern auch in den Betrieben der chemischen Fabriken kGnnte das 
angezeigte Werkchen eine nützliche Verwendung finden, denn in der großen Mannigfaltigkeit der ge
gebenen Obungsbeispiele enthält es auch viele, welche sich direkt dazu eignen, vorkommendenfalls 
unter passender Modifikation als Handhabe für den Angriff eines gerade sich darbietenden Problems 
benutzt zu werden. Auch enthält das kleine Buch, allerdings zerstreut in den gegebenen Aufgaben, 
eine ganze Reihe von grundlegenden Daten, die man, wenn man sich in das Werkchen hineinarbeitet, 
jederzeit leicht wird aufschlagen und benutzen können. 
Prof. Dr. H. Bucherer (in einem Brief an den Verlag): Ich habe mir das Büchlein inzwischen ge
nauer angesehen und flOde es ganz ausgezelchnpt. Es wäre sehr zu wünschen, daß jeder Studierende 
der Chemie es einmal grUndIich durcharbeitet. Er wUrde dauernden Nutzen davon haben. Ich freue 
mich, dies feststellen zu können. 

Kaufmännisch-chemisches Rechnen 
Leichtfaßliche Anleitung zur Erlernung der chemisch-industriellen Berechnungen 
für Kaufleute, Ingenieure, Techniker, Chemotechniker usw. Mit Tabellen und Bücher
schau. Zum Selbstunterricht und zum Gebrauch an Handelsschulen. Von Dr. 
phll. nat. Oottfried fenn er, Chefchemiker des Zentrallaborat6riums der Firma 
Beer, Sondheimer « Co., Frankfurt a. M. Geheftet M. 3.50, kartoniert M. 4.50 

Inhalt: 
I. UnmIttelbare Anwendung blircerllcher Rechnungsarten: 

I. Der Dreisatz als allgemeine Ansatzform. - 2. Gewinn· und Verlultrechnung. - 3. Prozente im 
nassen und trockenen Material. - 4. Prozente im geglÜhten und im ungeglühten Material. -
5. Weiteres über Prozente im nassen und im trockenen Material. - 6. Der Prozentrechnullg Ihn
liehe ReChnungsarten: - 7. Mischungsrechnung. - 8. Ober Genalligkeit von Zahlenangaben. -
9. Durchschnittswerte mehrerer Analysen. 

11. Die chemischen Rechnungen und Bezelcbnungen: 
I. Symbole und Atomgewichte. - 2. Molekulargewicht. - 3. Verbindungen von Moiekeln. -
4. Cht:.mllche Gleichungen - 5. Empirische Faktoren. - 6. Wertigkeit. - 7. Säuren, Basen. Salze. 
- 8. Altere Benennungen von Säuren, Basen und Salzen. - 9. Ionen und Bfrechnun, bei Total
analysen. - 10. Berechnung für ein in mehreren Verbindungsformen in einer Substanz vorhan
denes Element. - 11. Berechnung bei Ersatz von Chemikalien durch andere. - 12. Benennungen 
der Chemikalien. - Besondere Bezeichnungen und Abkürzungen. 

111. Maß-, Oewfchtl- und andere Einheiten: . 
I. Metrische Maße und Gewichte. - 2. Ältere deutsche Maße und Gewichte. - 3. Englische 
Maße und Ge",ichte. - 4. Berechnungen mit Anwendung der Maß- und Gewichtssyliteme. -
5. Spezifische Gewichte und Raumgewichte. - 6. Härte,rade des Wassers. - 7. Thermometergrade. 
- 8. Calorlen. - 9. Brennmaterialien und Heizwerte. - 9a. Elektrische Einheiten. 

IV. Tafeln und Winke zu deren B.!!natzuug: 
I. Ober Löslichkeitstafeln. - 2. Uber Benutzung von Tafeln spez. Gewichte. - 3. AtomgewIchts
tafeln. - 4. Die wiChtigsten Säurereste. - 5. Spez. Oewichte und Raumgewichte fester KGrper 
(Tafeln). -:- 6. Spez. Oewichte von flüssigkeiten (Tafeln). - Bücherschau. 

Zeltsehr. f. angew. Chemie: ... hat es Verfasser ausgezeichnet verstanden, chemische Theorie zu 
melden und trotzdem die chemischen Rechnungen allgemeinverständlich darzulegen . .. Das sehr 
branchbare Buch, dem man recht weite Verbreitung, auch in Chemikerkreisen, wünschen kann .. 
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