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Vo r W 0 r t. 

Hiermit ubergebe ich dem forstlichen und botanischen Publicum die 

Resultate einer Arbeit, d urch welche die Factoren aufgekHirt werden sollen, 

welche fiir die Qualitat des Holzes del' N adelwaldbaume maassgebend sind. 

Ich habe geglaubt, mich del' Erforschung diesel' Verhaltnisse zu wenden zu 

sollen, nachdem wedel' in del' Botanik noch in del' Forstwissenschaft bisher 

befriedigende Aufschliisse hieruber geboten wurden, die Erzeugung miiglichst 

werthvolIen Holzes abel' immer mehr die Aufgabe del' Forstwirthschaft werden 

solIte. Die in del' Neuzeit befolgten Grundsatze bei del' Griindung und Er

ziehung del' Nadelholzbestande, insbesondere del' kahle Abtrieb, die weitstiin

digen Pflanzverbiinde, die stark en Durchforstungen entsprechen so wenig 

diesen Anforderungen, dass es dringend niithig erscheint, auf Consequenzen 

diesel' forstlichen Maassregeln hinzuweisen, die bisher gar nicht odeI' doch 

in ungenugend wissenschaftlich begrundeter Form hervorgehoben worden 

sind. Die einander oft in ihre1' Wirkung aufhebenden Factoren, welche die 
Holzqualitat bestimmen, sind so verschiedenartiger Natur, dass es wohl un
billig sein wiirde ,. zu beanspruchen, dass die vorliegende .Arbeit die ein
schlagigen Fragen sammtlieh in ersehiipfender Weise behandele. leh erkenne 
sehr gel'll an, dass noch mannigfache Lucken auszufiillen sind und wurde 
sehr erfreut sein, wenn vorliegende Arbeit Anregung zu recht zahlreichen 
ahnliehen Untersuchungen gabe. 

leh kann nicht umhin, bei diesel' Gelegenheit Sr. Exeellenz dem Herrn 
Staats minister del' Finanzen Dr. von Ried el meinen gehorsamsten Dank aus
zusprechen fUr die Unterstutzung, die derselbe mil' nach jeder Richtung hin 
bei meinen wissensehaftlichen Bestrebungen angedeihen las st. 

Munchen, den 25. Juli 1885. 

Der Verfasser. 
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E i n lei tun g, 

Vor 25 Jahren stellte lch mir die Aufgabe, die Gesetze zu ergriinden, 

welche fiir den Zuwachsgang der Baume und der Waldbestande nach Form 

und Quantitat maassgebend sind. Mich stiitzend auf die Vorarbeiten meines 

Vaters veroffentlichte ich im Jahre 1865 eine erste Reihe von Zuwachs

untersuchungen und Erfahrungstafeln, 1) welcher im Jahre 1868 eine zweite 

Serie 2) foIgte. Auf dem Wege der sectionsweisen Zuwachsberechnung an 
205 meist haubaren Baumen gelangte ich zu dem Resultate, dass in der 
Jahrringbreite allein die Gesetze des Dickenwachsthums nicht zum Ausdruck 

gelangen, vielmehr nur der aus Ringbreite und Stammdurchmesser zu be
rechnende Massenzuwachs (gleich Flachenzuwachs) einen Einblick in das 
Gesetzmassige des Baumwuchses zu verschaffen im Stande ist. Diese Ge
setze, iiber welche ich in besonderen Abhandlungen 3) berichtet habe, sind 
kurz gefasst folgende: 

Jeder Baum ist in drei Abschnitte zu zerlegen, in die belaubte Baum

krone, in den astlosen Schaft und in den W urzelanlauf. Fiir die B a u m
kr 0 n e und den bis zum Fusse beasteten frei erwachsenen Baum gilt das 
Gesetz, dass die Zuwachsgrosse von oben nach unten zunimmt, meist in so 
schnellem Verhaltniss, dass sogar die J ahrringbreite nach unten sich ver

grossert. F,iir den astfreien Schaft gilt als Regel, dass der Zuwachs nach 
unten zunimmt, wenn die Krone gut entwickelt und beleuchtet ist, so dass 

eine reichliche Production von Bildungsstoffen erfolgt. In der Regel nimmt 

1) Vergleichende Untersuchungen iiber Wachsthumsgang und Ertrag der Rothbuche 
und Eiche im Spessart, der Rothbuche im Wesergebirge, der Kiefer in Pommern und der 
Weisstanne im Schwarzwalde. Cotta, Stuttgart, 1865. 

2) Die RentabiIitat der Fichtennutzholz- und der Buchenbrennholz-Wirthschaft im 
Harz und Wesergebirge. Cotta, Stuttgart, 1868. 

3) Ueber das Dickenwachsthum der Waldbliume. Zeitschrift fiir das Forst- und Jagd
wesen 1870, Bd. Ill, Heft 1, und Botanische Zeitung 1870, No. 32, 33. 

Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwaldbilume. 1 
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2 Einleitullg. 

abel' trotzdem die Ringbreite nach unten ab und nur nach Freistellungen 

und an sehr vollkronigen, dominirenden Baumen unter allseitiger Lichtwirkung 

nimmt auch die Ringbreite nach unten zu. Beide FaIle sind zu erkennen 

an einer 60jahrigen, seit 10 Jahren vollig freigestellten Fichte (Kapitel V). 

Del' Zuwachs an diesem dominirenden, vollkronigen Baume ist wahrend des 

ganzen Lebens nach unten zunehmend gewesen; bis zum 50. Jahre etwa 

sind die Ringbreiten abel' unten bedeutend geringer und erst nach volliger 

Freistellung vergrosserte sich del' Zuwachs nach unten so rapid, dass in den 

beiden letzten 5 jahrigen Period en auch die Ringbreiten nach unten zu

nahmen. 

1m Gegensatze hierzu zeigen aUe Baume mit schwach entwickelter, 

unterdriickter Krone eine Abnahme des Zuwachses von oben nach unten, 

die in extremen Fallen sogar dahin fiihren kann, dass im unteren Baum

theile gar kein Zuwachs mehr erfolgt. Meine friiheren Untersuchungen habe 

ich in letzter Zeit mehrfach bestatigen konnen, indem jch selbst an 80 jah

rigen Kiefern und 70 jahrigen Fichten ein Aussetzen del' Zuwachsthatigkeit 

am Stammen de iiber 10 Jahre hinaus feststellte. Physiologisch ist diese 

Erscheinung von grosstem Interesse, indem sie zeigt, dass ein Bildungs

gewebe eine lange Reihe von Jahren aus Nahrungsmangel functionslos 

bleiben und doch sich am Leben erhalten kann. Untersuchungen meines 

Vaters an stark ausgeasteten Baumen haben gezeigt, dass mit der Neubil

dung del' Krone die Thatigkeit des Cambiums nach langjahriger Unter
brechung wieder aufgenommen wird. 

Zwischen den beiden vorbezeichneten Wuchsformen kann nun ein Baum 

auch in del' Mitte stehen odeI' periodisch schwan ken. So habe ich ge

zeigt, dass die in h6herem Alter sich licht stellenden Holzarten, z. B. Kiefer, 
ErIe u. s. w. in del' J ugend bei geschlossenem Bestande und schwacher 
Kronenentwickelung sich del' zweiten \V uchsform nahern, in hOherem Alter 

mit Ausnahme del' unterdriickten Baume immer entschieden die erste W uchs

form besitzen. Bei den sich oft bis zu hohem Alter im dichten Schlusse 
erhaltenden Tannen, Fichten, Buchen gehoren die dominirenden Stammklassen 

del' ersten, die unterdriickten und die geringeren Stammklassen der zweiten 

Wuchsform an, und viele Baume der mittleren Starkeklasse zeigen auf grosse 

Strecken des Schaftes fast gleich bleibenden Zuwachs. 

Del' dritte Baumtheil, der sog. Wurzelanlauf, der sich bei alteren Bau

men, zumal Fichten, oft auf zwei Meter nach aufwarts erstreckt, ist durch 

eine sehr bemerkenswerthe Schnell wiichsigkeit ausgezeichnetl die nicht selten 

zu auffalligen Anschwellungen des ullteren Stammendes fiihrt. 

Die Wurzeln endlich zeigen, wie die Aeste, eine Abnahme des Zu
wachses nach del' Spitze zu. 

2 Einleitullg. 

abel' trotzdem die Ringbreite nach unten ab und nur nach Freistellungen 

und an sehr vollkronigen, dominirenden Baumen unter allseitiger Lichtwirkung 

nimmt auch die Ringbreite nach unten zu. Beide FaIle sind zu erkennen 

an einer 60jahrigen, seit 10 Jahren vollig freigestellten Fichte (Kapitel V). 

Del' Zuwachs an diesem dominirenden, vollkronigen Baume ist wahrend des 

ganzen Lebens nach unten zunehmend gewesen; bis zum 50. Jahre etwa 

sind die Ringbreiten abel' unten bedeutend geringer und erst nach volliger 

Freistellung vergrosserte sich del' Zuwachs nach unten so rapid, dass in den 

beiden letzten 5 jahrigen Period en auch die Ringbreiten nach unten zu

nahmen. 

1m Gegensatze hierzu zeigen aUe Baume mit schwach entwickelter, 

unterdriickter Krone eine Abnahme des Zuwachses von oben nach unten, 

die in extremen Fallen sogar dahin fiihren kann, dass im unteren Baum

theile gar kein Zuwachs mehr erfolgt. Meine friiheren Untersuchungen habe 

ich in letzter Zeit mehrfach bestatigen konnen, indem jch selbst an 80 jah

rigen Kiefern und 70 jahrigen Fichten ein Aussetzen del' Zuwachsthatigkeit 

am Stammen de iiber 10 Jahre hinaus feststellte. Physiologisch ist diese 

Erscheinung von grosstem Interesse, indem sie zeigt, dass ein Bildungs

gewebe eine lange Reihe von Jahren aus Nahrungsmangel functionslos 

bleiben und doch sich am Leben erhalten kann. Untersuchungen meines 

Vaters an stark ausgeasteten Baumen haben gezeigt, dass mit der Neubil

dung del' Krone die Thatigkeit des Cambiums nach langjahriger Unter
brechung wieder aufgenommen wird. 

Zwischen den beiden vorbezeichneten Wuchsformen kann nun ein Baum 

auch in del' Mitte stehen odeI' periodisch schwan ken. So habe ich ge

zeigt, dass die in h6herem Alter sich licht stellenden Holzarten, z. B. Kiefer, 
ErIe u. s. w. in del' J ugend bei geschlossenem Bestande und schwacher 
Kronenentwickelung sich del' zweiten \V uchsform nahern, in hOherem Alter 

mit Ausnahme del' unterdriickten Baume immer entschieden die erste W uchs

form besitzen. Bei den sich oft bis zu hohem Alter im dichten Schlusse 
erhaltenden Tannen, Fichten, Buchen gehoren die dominirenden Stammklassen 

del' ersten, die unterdriickten und die geringeren Stammklassen der zweiten 

Wuchsform an, und viele Baume der mittleren Starkeklasse zeigen auf grosse 

Strecken des Schaftes fast gleich bleibenden Zuwachs. 

Del' dritte Baumtheil, der sog. Wurzelanlauf, der sich bei alteren Bau

men, zumal Fichten, oft auf zwei Meter nach aufwarts erstreckt, ist durch 

eine sehr bemerkenswerthe Schnell wiichsigkeit ausgezeichnetl die nicht selten 

zu auffalligen Anschwellungen des ullteren Stammendes fiihrt. 

Die Wurzeln endlich zeigen, wie die Aeste, eine Abnahme des Zu
wachses nach del' Spitze zu. 



Einleitung. 3 

Bei Besprechung der Resultate meiner vorliegenden Untersuchungen 

werde ich versuchen, diese W uchsformen physiologisch zu erkliiren. 

Mit wenig Worten will ich auch derjenigen Untersuchungen Erwiihnung 

thun, die sich auf die Wachsthumsgesetze beziehen, welche der Entwickelung 

gleichartiger, geschlossener Waldbestiinde zu Grunde Hegen. Auf dem Wege 

der Einzelforschung hatte ich etwa 130 Wald bestiinde in sorgfiiltigster Weise 

untersucht und unter Benutzung von Weiserbestiinden eine Reihe Erfahrungs

tafeln aufgesteIIt, die in hohem Grade geeignet waren, einen Einblick in das 
Gesetzmiissige der Entwickelung gleichartiger Waldbestande zu verschaft'en. 

Der Umstand, dass sich mir in dem noch fast viillig unbearbeiteten 

Gebiete der Krankheitslehre unserer Waldbaume ein so dankbares und durch 
die Schwierigkeiten, die sich dem Forscher entgegenstellen, nur Wenigen zu
gangliches Arbeitsfeld eroft'nete, veranlasste mich, die Fortsetzung dieser Er

tragsuntersuchungen Anderen zu iiberlassen. lch freue mich, dass diese 

Arbeit dann auch durch die forstlichen Versuchsanstalten aufgenommen ist. 

Wahrend ich meine Untersuchungen in allen Theilen selbst ausfiihren 

musste, was natiirlich dem Werth dieser Arbeiten zu Gute gekommen ist, 

benutzt der Verein der forstlichen Versuchsanstalten ein Heer von Ar

beitskraften und reichliche yom Staate gewahrte Geldmittel. Eine Reihe 
von Arbeiten ist seitdem erschienen, die ich hier nicht im Einzelnen ver

folgen kann, von denen ich aber nur die zuerst erschienene, namlich die 
von der Konigl. Wlirttem bergischen Versuchsanstalt veroft'entlichte Arbeit 
iiber den Ertrag der Fichte I) hervorheben will. 

Mit grossem Vergniigen habe ich aus dem Einblick in diese Arbeit ent
nommen, dass eine in hohem Grade erfreuliche Uebereinstimmung del' darin 

niedergelegten Resultate mit den von mir 8 J a h r e z u v 0 r gefundenen Er
gebnissen besteht, und da hierdurch der Werth der von B au I' aufgestellten 
Satze, die er als vorlaufige Resultate seiner Untersuchungen bezeichnet, nur 
gewinnen kann, so will ich doch nicht versaumen, auf diese Uebereinstim
mung in der Klirze hinzuweisen. 

1. Seite 46 meiner "Rentabilitiit" heisst es bei Besprechung der Re
sultate meiner N ormalertragstafeln wortlich: 

"Die Hohe des Bestandes ist eine sehr verschiedene je nach der grosse

ren oder geringeren Giite des Standortes. Sie ist der beste Maassstab zur 

Beurtheilung del' letzteren" .... 

Fr. Baur bestatigt dies Seite 16 seiner Schrift mit den Worten: "es 

1) Die Ficbte in Bezug auf Ertrag, Zuwacbs und Form von Dr. Fr. Baur. Stutt
gart 1876. 
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4 Einleitung. 

stellte sich bald heraus, dass der untruglichste Maassstab fUr die Beurthei

lung der Bonitat in der mittleren Bestandeshohe liege." - -

2. Meine Erfahrungstafeln zeigen, dass das Maximum des laufend jahr

lichen Hohenwuchses zwischen das 20. bis 40. Jahr, der grosste Durch

schnittshohenzuwachs bei Standort I zwischen 40-60, bei II ins 50. Jahr 

fallt. 

Fr. Baur bestatigt das in dem Satze: "Bei Fichtenbestanden verschie
dener Bonitat flilIt das Maximum des laufend jahrlichen Hohenwuchses zwi

schen 21-41, dagegen das Maximum des durchschnittlich jahrlichen Hohen

wuchses zwischen 40-78 Jahre und zwar tritt das Maximum dieser beiden 

Hohenwuchsarten fruher bei guten, als bei schlechten Bonitaten ein." 

Ich bemerke hierzu und zum Verstandniss des Folgenden, dass ich nur 

zwei Standortsklassen, die Wurttembergische Versuchsanstalt noch mehrere 

geringere Standortsklassen untersucht hat, weshalb die Grenzen fiir die An· 

gaben del' letzteren weiter gezogen sind. 

3. Nach meinen Erfahrungstafeln fallt das Maximum des laufenden 

Massenzuwachses in das 30--40. Jahr, das Maximum jahrlichen Durch

schnittszu wachses in das 50- 60. Jahr. Mit Hinzurechnung del' Vornutzun

gen, die von Fr. Baur unberucksichtigt geblieben sind, flilIt das Maximum 

des Durchschnittszuwachses bei Standort I in das 70-80. Jahr, auf Stand

ort II in das 70-110. Jahr, hiilt also Ian gel' aus als auf Standort 1. 
Fr. Baur bebtatigt dies im Wesentlichen mit folgendem Satze: "Bei 

Fichtenbestiinden verschiedener Bonitiit fallt das Maximum des laufend jahr

lichen Massenzuwachses zwischen das 27. und 50. Jahr: dagegen das Maxi
mum des jahrlichen Durchschnittszuwachses zwischen das 45-86. Jahr und 
zwar tritt das Maximum fruher bei gutem als schlechtem Standort ein. Das 

Maximum des durchschnittlichen Massenzuwachses (excl. Vornutzungen) er
folgt z. B. bei Fichte 1. Bonitat schon mit 45-48, dagegen bei Bonitat II 
mit 56-62 Jahren." -

4. Fr. Baur stellt den ferneren Satz auf: "In geschlossenen Bestanden 

gleicher Bonitat ist der laufend jahrliche Massenzuwachs proportional dem 

laufend jahrlichen Hohenzuwachs, d. h. es verhalten sich, gleiche Bonitaten 

vorausgesetzt, die Massen zweier ungleich alter Bestande wie ihre Hohen." 

Dieser Satz, der, wenn ich nicht ine, auch schon von anderer Seite 

bekampft worden ist, findet in meinen Unt~rsuchungen keine Bestatigung, 

insofern namlich del' Hohenzuwachs in spaterem Alter weit langsamer steigt, 
als der Massenzuwachs. 

5. Nach meinen Erfahrungstafeln ist im 100 jiihrigen Alter das Zu
wachsprocent auf Standort I bereits auf 1,04 gesunken, wahrend es auf 
Standort II noch 1,42 pet. betriigt. 
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Einleitung. 5 

Fr. Bau r bcstiitigt dies in dem Satze: "Die Zuwachsprocente sink en um 

so rascher, je besser der Standort des Bestandes ist und umgekehrt." 

6. Nach meinen Tafeln stellt sich die KrcisfUichensumme fiir I. Bonitat 

etwas hoher (55,6 qm im 100. Jahre) als bei II. Bonitat (mit 51,2 gm). 
Da auch die BestandeshOhe geringer ist, so ist der Holzmassenunterschied 
zwischcn beiden Standorten selbstverstandlich weit grosser, z. B. im 100. 
Jahre 1130 fm auf Standort I gegen 947 fm auf Standort II. 

Fr. Baur bestiitigt dies in dem Satze: "Die Kreisflachensummen nor
maIer Fichtenbestiinde sink en mit abnehmender BOllitiit, jedoch langsamer 

als die Holzmassen abnehmen." 

7. Der laufend jiihrliche Kreisfliichenzu wachs zeigt nach meiner Erfah

rungstafel Standort I vom 70. bis 110. Jahre eine vollig gleiche Zunahme 

von 0,16 qm p. Hect. 

Fr. Baur steUt den Satz auf: "Der laufend jiihrliche Fliichenzuwachs 

bleibt sich etwa vom 60. Jahre an fast gleich!" 

8. Seite 45 meiner Rentabilitiit gebe ich eine Zusammenstellung der 
Formzahlen, aus der hervorgeht, dass dieselben vom 20. Jahre mit 0,70 an 

bis zum hochsten Alter bestandig abnehmen und im 110 resp. 140 jiihrigen 
Alter nul' noch 0,48 betragen. 

Fr. Baur bestiitigt dies Seite 84 seiner Schrift in den Worten: "Unsere 

(Baur's) Untersuchungen iiber die Normalformzahlen haben ergeben, dass 

dieselben nicht, wie seither angenommen wurde (I), mit wachsendem Alter 

zunehmen, sondern kleiner werden." -

Es geniigt das Vorstehende wohl, um zu zeigen, dass auch der von den 
forstlichen Versuchsanstalten eingeschlagene Weg zu recht erfreulichen Re

sultaten gefiihrt hat. 
Wie bekannt, bin ich seit Ian gel' Zeit mit der Losung wei taus schwie

rigerer Fragen beschaftigt und beabsichtige nicht, zu dem Arbeitsfelde, auf 
dem ich meine wissenschaftliche Laufbahn VOl' 25 Jahren begann, zuriick

zukehren. Ich kann das getrost jiingeren Kriiften liberlassen, doch musste 
ich jene Untersuchungen libel' Masse und Form des Zuwachses erwahnen, 

weil die vorliegenden Arbeiten uber den Qualitiitszuwachs, wie man sie wohl 

nennen konnte, an sie sich anreihen. 

Es ist in den letzten Jahren in forstlichen Kreisen sowie unter den 

Holzhiindlern die Unkenntniss del' Verhiiltnisse, welche die Gute des N a

delholzes bedingen, als eine empfilldliche Lucke unseres Wissens erkannt. 
Diesem Bediirfnisse ist die Aufstellung des dritten Themas fur die XIII. 
Versammlung deutscher Forstmiillner zu Frankfurt a. M., welche vom 16. bis 
20. September 1884 tagte, entsprungen. 
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6 Einleitung. 

Del' Referent fiir dieses Thema, Oberforster N ey aus Hagenau, hatte 

schon vorweg zehn Thesen aufgestellt und im "Handelsblatt fiir Wald

erzeugnisse" yom 16. September 1884 abdrucken lassen, die dann der Ver
handlung zu Grunde gelegt wurden. Da diese Thesen ein vortreffliches Bild 

des gegenwartigen Stan des des forstlichen Wissens auf diesem Gebiete dar

stellen, so lasse ich dieselben hier wortlich folgen: 

,,1. In del' allgemeinen Werthschiitzung rangiren die deutschen Nadel

hiilzer im Durchschnitt des ganzen deutschen Reiches bei den zusammen

gefassten wiehtigsten Verwendungsarten als Sage-, Bau- und Scheitholz 

folgendermaassen: Fichte, Kiefer, Larche, Tanne. Man bevorzugt im Allge

meinen die Kiefer vor der Fichte, wo es auf Dauer und Brennkraft, die 

'fanne vor der Kiefer, wo es auf Tragkraft und Spaltbarkeit ankommt. 

2. In den verschiedenen Theilen Deutschlands ist dies Durchschnitts

verhiiltniss ein verschiedenes. Es rangiren in Siiddeutschland: Fichte, Kiefer, 

Larche, 'fanne; in Mitteldeutschland: Fichte, Tanne, Kiefer mit der Larche; 

in Norddeutschland: Larche mit der Kiefer, Fichte, Tanne. 

3. Auch die klimatische Lage verschiebt das VerhaItniss. Es folgen 

aufeinander in del' Tiefebene: Kiefer, Fichte, Larche, 'fanne; im Hiigellande: 

Fichte, Kiefer mit del' Larche, Tanne; in der Hochebene: Fichte, Larche, 

Kiefer, Tannei im Mittelgebirge: Fichte, 'fanne, Kiefer, Larche; in Hoch

gebirgen: Fichte, Larche, Tanne. Die relative Werthschatzung del' Kiefer ist 

in der Tiefebene, diejenige del' Tanne im Mittelgebirge am hochsten. 

4. A uch die Verschiedenheit der Bodenzusammensetzung andert die 
durchschnittliche Rangordnung. Dieselbe ist auf rein em Sande: Kiefer, 
Fichte, Taune mit del' Larche; auf lehmigem Sande: Fichte, Kiefer, Larche, 
Tanne; auf sandigem Lehm: Fichte, Tanne mit der Kiefer und Larche; auf 
Lehm: Fichte, Kiefer mit del' 'l'anne, Larche; auf schweren Boden: Larche, 

Fichte, Tanne, Kiefer. J e leichter del' Boden, desto mehr steigt die Kiefer 

im Werth, wahrend die Ijarche auf schweren, die Tanne auf mittleren Boden 

das beste Holz zu entwickeln scheint. 

5. Auch die Gebirgsformation scheint die Qualitat und damit das 

gegenseitige Preisverhaltniss del' vier Nadelholzarten zu beeinflussen. Als 

Reihellfolge ergiebt sich auf Urgebirge und Eruptivsteinen: Fichte, Tanne, 

Larche, Kiefer; auf Thollschiefer, Grauwacke und Rothliegendem: Fichte, 

Kiefer mit del' Larche, Tallne; auf buntem und Quadersandstein: Fichte, 
Kiefer, Larche, Tanne; auf Keuper: Fichte, Kiefer, Tanne, Larche; auf 
Muschelkalk, Jura und Molasse: Fichte, Kiefer mit del' Taune und Larche; 

auf Diluvium und Alluvium: Larche mit del' Kiefer, Fichte, Tanne. 

6. Dieses gegenseitige Werthsverhiiltniss ist in den verschiedenen Re-
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vieren ein sehr verschiedenes. Es wird wesentlich beeillflusst durch die III 

dem betreffenden Reviere eingeha.ltene Umtriebszeit. Es folgen bei einem 

Umtriebe von 120 Jahren: Fichte mit der Kiefer, Larche, 'l'anne; bei einem 
U mtriebe von 86-110 Jahren: Fichte, 'l'anne mit Kiefer, Larche; bei einem 
Umtriebe von 85 Jahren und weniger: Fichte, Larche, 'l'anne mit der Kiefer. 
Niederer Umtrieb driickt die Kiefer und 'l'anne im Preise herunter, wahrend 

die Larche bei den mittleren Umtriebszeiten im Werthe am niedrigsten und 

die 'l'anne am hochsten steht. 

7. Eine Beeinflussung des gegenseitigen Verhaltnisses durch die Art 

der Bestandesgriindung und der Waldbehandlung ist nach dem vorliegenden 

Material nicht nachweis bar. Doch bevorzugt man im Allgemeinen nur bei 

der Kiefer ausschliesslich das Holz aus gleichaltrigen Bestanden, wahrend 

bei der Fichte und 'l'anne an manchen Orten das Holz aus Femelbestanden 
und natiirlichen VeIjiingungen hoher geschatzt wird. Bei der Fichte und 

'l'anne zieht man hiiufig das Holz aus Rchwach oder gar nicht, bei der Kiefer 
aus normal durchforsteten Bestanden vor. Die Fichte aus rein en, die Kiefer 
und 'l'anne aus Mischbestanden ist mehr gesucht als die unter anderen Ver
haltnissen erwachsenen Holzer. 

8. SommerfaIlung verschiebt das Werthsverhaltniss zu Ungunsten del' 
Kiefer und zu Gunsten del' Fichte und 'l'anne. 

9. Die durchschnittliche Reihenfolge del' Holzarten entspricht im allge

meinen unseren theoretischen Kenntnissen von dem relativen Werth del' ver
schiedenen Holzarten. Die grosse Zahl der Ausnahmen von der durch 

Durchschnittszahlen gewonnenen Regel, insbesondere der Umstand, dass 

unter sonst schein bar ganz gleichen Verhiiltnissen eine in dem einen Reviere 
allen iibrigen vorgezogene Holzart in dem anderen am geringsten geachtet 
wird, zeigt am besten, dass hier noch besondere Ursachen wirksam sein 
miissen, welche, sei es die Qualitat des Holzes, sei es die Werthschatzung 
der einzelnen Holzarten in den Augen der Bevolkerung modificiren. 

10. Diese Ursachen zu ermitteln, wird Aufgabe del' forstlichen Ver
suchsstationen sein, welche insbesondere das specifische Gewicht, die 'l'rag

und Brennkraft der unter verschiedenen Verhaltnissen erwachsenen Holzer 

derselben Art zu ermitteln haben werden. Die Verhiiltnisse, deren Einfluss 

auf die Giite des Holzes del' vier Nadelholzarten zu ermitteln sein wird, sind 

folgende: Die durchschnittliche Jahrestemperatur und Sommerwarme, die 
mittlere relative Feuchtigkeit, die Hohenlage und Exposition, der Feuchtig
keitsgehalt des Bodens, die chemische Zusammensetzung des Bodens, die 

Art der Bestandesmischung, Bestandesgriindung und Bestandespflege, das 
Bestandesalter." -
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8 Einleitung. 

Es will mlf scheinen, als hiitte del' Herr Referent an Stelle seiner 

10 Thesen nul' die eine These: "Ueber die aufgeworfene Frage ist nichts 
Bestimmtes bekannt" setzen sollen. Befriedigender erscheint mil' die Mit

theilung des Korreferenten, Herrn Laris, Redacteur des "Handelsblattes fiir 
Walderzeugnisse" zu Giessen. 

Nachdem derselbe auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche einer 

statistischen Ermittelung del' Holzpreise entgegenstehen, sucht derselbe die 

thatsachlich bestehenden Preisverschiedenheiten del' Nadelholzer in verschie

denen Gegenden Deutschlands abzuleiten erstens aus Vorurtheilen. Wiihrend 

z. B. auf siiddeutschen und rheinischen Miirkten Fichte und Tanne als Siige

waare und als Brennholz gleich hoch geschiitzt werden, unterscheidet man in 

Norddeutschland genau zwischen Fichte und Tanne zu Ungunsten der letz

teren, obgleich diese in der That in mancher Beziehung, z. B. durch ihr ge
ringeres Schwinden, manche Vorziige VOl' del' Fichte besitze. 

Zweitens begriinde sich del' Preisunterschied aus dem Mehr- odeI' 
Minder-Angebot del' einen odeI' anderen Holzart. Drittens sei del' Preis
unterschied auch auf die Gewohnheit del' Industrie hinsichtlich del' Ver

arbeitung del' einen odeI' anderen Holzart zuriickzufiihren. Endlich und in 

del' Hauptsache abel' sei die Preisverschiedenheit bei den Nadelholzern auf 

die iiusserst verschiedenartige Qualitiit derselben zuriickzufiihren. Friiher 

habe man wenig nach dem Jahrringbau gefragt, weil das auf den Markt 

gelangende Material vorzugsweise engringiges aus Saatbestiinden und dem 
friiheren Femelschlagbetrieb hervorgegangenes Hillz war. Heute sei das 
andel's geworden, weil alljiihrlich eine bedeutende Quantitat aus Pflanz
bestanden hervorgegangenes Nadelholz auf den Markt gelange, welches bei 
del' Sortirung del' Schnittwaare kaum 20 pct. astreine Waare ergiebt. Zu
dem sind diese Holzer schnell, auf fiir Nadelholz zu giinstigen Boden er
wachsen und deshalb weitringig und poros. Die aus dem bayrischen Walde 
stammenden Fichten liefern ein Schnittmaterial, welches iiberall in Siid

deutschland sowohl als auf den rheinischen Miirkten bevorzugt wird. Es ist 

dies ein besonders engringiges, odeI' wie die Holzhiindler sich ausdriicken, 

feindrahtiges odeI' feinjiihriges, im Gebirge erwachsenes und aus Saat her

vorgegangenes Holz, ein Beweis dafiir, wie gesucht engringiges Holz ist. 
Solche Holzer werden stets ihren Preis behaupten, denn sie sind ein viel 
begehrter Artikel, del' nicht in dem Maasse zum Angebot aus unseren ein

heimischen Wald ungen kommt, als del' Markt verlangt; dagegen Iiegt die 
Befiirchtung nahe, dass die Mittel- und geringere Qualitat an Nadelholzern, 

welche alljiihrlich im gesteigerten Maasse an den Markt kommt, die Preise 
noch weiter herabdriicken wird, denn die Lager an den Sii,gemiihlen ver-
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graSSel'll sich in geringeren Qualitaton von Jahl' zu Jahr, wiihrend an bes

seren Qualitaten stots Mangel herrscht. -

Wir werden aus den Resultaten del' vorliegenden Untersuchungen sehen, 

wie berechtigt in vielen Punkten die vorstehenden Anschauungen des Herl'll 
Korreferenten sind. 

In der Versammlung wurde wiederholt hervorgehoben, wie dringend 

nothwendig griindlichere Untersuchungen seien, die sich insbesondere auf die 

mechanischen Eigenschaften del' Holzer beziehen, Untersuchungen, die aller

dings weniger Aufgabe del' forstlichen Versuchsstationen, als del' wissen

schaftlichen Einzelforschung sind, da es sieh hier urn so complicirte Ver

haltnisse handelt, dass deren Kliirung nul' von oinem Einzelforscher zu er
warten ist. 

Aufgabe der forststatistischen Erhebung ist die Feststellung del' Preis

unterschiede, welche bedingt werden durch aussere Formen und Dimen

sionell, in denen das Holz auf den Markt gelangt. Del' Preis del' vorschie

denen Holzsortimente hangt abel' in hohem Grade von dem Dedarf und dem 

Angebot des einen und anderen Sortiments abo Del' hierdurch bedingte 

Marktpreis ist nach Ort und Zeit ein bestandig schwankender und ist das 

wohl del' Grund, weshalb in del' Wissenschaft bisher so wenig geschehen ist, 

urn einen klaren Einblick in diese Preisverhaltnisse zu erlangen. Die meines 

Wissens noch einzig dastehenden streng wissenschaftlich durchgefiihrten Er

mittelungen sind die, welche ich in meiner "Rentabilitat del' Fichtonnutz

holz- und Duchenbrennholz-Wirthschaft" im Jahre 1868 veroffentlicht habe. 

Fiir zwei verschiedene Fichtenertragstafeln habe ieh die Berechnungen durch

gefiihrt, denen ich den Marktpreis aus don Jahren 1861 bis 1866 fUr die 
verschiedenen Holzsortimente zu Grunde legte. Daraus ergab sieh der mitt

lere Werth eines Festmeter Holzmasse bei verschiedenen U mtriebszeiten. 
Nachdem ich die Massenertragstafeln fiir Fichte auf zwei verschiedenen 

Standortsklassen aufgestellt hatte, berechnete ich aus den Wirthschafts

biiehern und insbesondere den speciellen Nachweisungen del' geernteten Holz

massen in den Materialertragslisten der Reviere des bestimmten Absatzgebietes 

die Ausnutzungs- und Sortimentsverhiiltnisse bei Abtriebshauungen verschie

den alter Bestande, sowie bei Durchforstungen. lch steIIte Sortimontentafeln 

fiir die ersto und fUr die zweite Standortsklasse auf, die fUr die Annahme 

geIten, cla:-;s im Grossen dol' 120 jiihrige Umtrieb vorherrsoht, jiingore De

stande nul' ausnahmsweise abgetrieben worden. Es ist einleuchtend, dass 

bei erheblich jungeren Umtriebszeiten dio Sortimententafeln deshalb ganz 

anders sich gestalten mussten, weil ein grosser Theil der schwiicheren 

Biiume, die zur Zeit als Baumstangen, Sparren etc. absetzbar sind, dann 

vielleicht wegen mangelnden Absatzes fur so viel schwache Holzer ins Brenn-
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holz geschlagen werden miissten. Doch gel ten diese Erwagungen vielmehr 

fiir die Beurtheilung der Bedeutung der von mir bereehneten Holzpreise. 

leh habe dieselben aus den Resultaten sammtlieher in den Jahren 1861-66 
in den betreffenden Reviel'en abgehaltenen Holzversteigernngen zusammen

gestellt. Es steUt sich darnach fUr den Forst-Inspeetionsbezirk Hasselfelde 

am Harze in den Jahren 1861-66 del' Nettopreis (Verkaufspreis naeh Ab

zug der Holzhauerliihne) pro Festmetel' Fiehtenholz wie folgt: 

Sortiment 

Nutzholz in Klaftern 

Cubikinhalt 
pro Stuck 

fm 

Balken und Sparren 1 -1,4 

" " " 0,6-1 

" " 
" " 
" " 

Lattenkniippel . 

" Baumstangen 

" Bohnenstiefcl 

" 
" 
" 

0,25 -0,6 
0,12 -0,25 
0,06 -0,12 
0,034-0,06 
0,025-0,034 
0,015-0,025 
0,006-0,015 
0,003-0,006 

Scheitholz, gesundes .. . 

" 
Anbruchholz .... . 

Rcidelholz 

KlIiippelholz aus Durchforstung 

" von Auspliinterungen 
Reisig ............. _ .. 

Stoekholz (Stuken) ....... . 

Nettopreis 
pro Festmeter 

Mark 

28,4 
23,9 
21,3 
16,8 
12,9 
8,1 
7,1 
7,4 
9,0 
6,5 
4,5 
4,5 
1,9 
3,2 
1,3 
0,6 
0,3 
1,3 

Unter Zugrundelegung der vol'stehenden Holzpreise und der Sortiments

verhiiltnisse berechnet sich del' Werth eines Festmeter Holzmasse bei 

20 jiihrigem Alter auf 0,65 Mark 

30 " " " 3,87 
" 40 

" " " 
7,43 

" 50 
" " " 

11,30 
" 60 

" " " 
13,24 

" 
70 

" " " 
14,53 

" 80 
" " " 

15,50 
" 

90 
" " " 

16,47 
" 

100 
" " " 

17,12 
" 110 

" " " 
17,44 

" 
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Die Holzpreise richten sich in erster Linie nach der Form, in welcher 

das Holz auf den Markt gebracht wird und nach dem Angebot und der 

Nachfrage nach diesem oder jenem Sortimente. Sobald man in griisseren 
Waldbezirken zu einer wesentlich kiirzel'en Umtriebszeit iibergehen wollte, 

miisste das zuniichst, d. h. in der Uebergangsperiode den Preis der stiirkeren 

Sortimente, spiiter dagegen den Preis der schwachen Sortimente driicken, 
wiihrend die starken Sortimente bedeutend im Preise steigen. Die Ermitte

lung del' PreisverhiiItnisse, welche durch das Mehr- und Minderangebot der 

verschiedenen SOl'timellte einer Holzart und der verschiedenen Nadelholzarten 

unter sich bedingt werden, wiire die Aufgabe forststatistischer Ermittelungen 

in dem Sinne, wie ich sie in meiner "Rentabilitiit" durchgefiihrt habe. Wie 
der Herr Korreferent in del' Frankfurter Forstversammlung aber sehr richtig 

bemerkte, wird heute viel mehr wie friiher auch auf die verschiedene 

Holzqualitii.t bei gleichen DimensioneIl Riicksicht genommen und das fein

jiihrige Holz ist allein das, welches immer mehr im Werthe steigt, wahrend 

das grobringige Material als unverkiiufliche Waare die Holzlager fliIlt. 

Die Untersuchung der Qualitat des Holzes in verschiedenen Baumtheilen, 

d. h. des Innern oder sogenannten Kerns in Vergleich zum ausseren Splint, 

des Holzes in verschiedenen Baumhiihen, des Einflusses des Baumalters, der 
Standortsgiite, des Klimas, der Erziehungs- und Bewirthschaftungsweise auf 

die innere Qualitiit ist eine ebenso schwierige als dankbare Aufgabe fiir den 
wissenschaftlichen Forscher, und der Liisung diesel' Aufgabe hatte ich schon 

vor mehreren Jahren meine Thiitigkeit zugelenkt. 
Bevor ich zur Darstellung meiner Untersuchungsergebnisse iibergehe, 

lasse ich eine kurze Darstellung dessen, was die wissenschaftliche Litteratur 
nns bisher znr Beantwortung dieser Fragen darbietet, vorangehen. 

Die Holzsubstanz, die sich alljiihrlich als ein neuer Mantel iiber den 
vorhandenen Holzkiirper der Nadelholzbiiume ablagert, ist in Bezug auf die 

Zusammensetzung aus Elementarorganen sowohl in anatomischer als chemi
scher Beziehung durch eine Reihe der hervorragendsten Forscher uns be

kannt geworden. 
lch gebe umstehend einige Figuren, welche die Zusammensetzung des 

Fichtenholzes aus Elementen illustriren. Wir wissen, dass die Hauptmasse 
des Holzkiirpers aus Tracheiden besteht, welche in horizontaler Richtung 
von zahlreichen Markstrahlen durchsetzt resp. von einander getrennt werden. 

Die Markstrahlen bestehen in der Mitte aus parenchymatischen Zellen, in 

deren Inneren ausser Protoplasma Stiirkekiirner und zahlreiche Harztropfen 
sich tinden, wiihrend die obm'en und unteren Reihen aus liegenden Trachei

den bestehen, welche nur Wasser und Luft fiihren und gehiifte Tipfel an 

allen WandfUichen zeigen. 
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Fig. 1. Ein Stiick Fichtenholz in natiirlicher Grosse. An der Ecke 

desselben ist ein kleines Stuck umgrenzt, welches in Fig. 2 in 100 facher 

Vergrosserung dargestellt ist. 
Fig. 2. Ein Stiick Fichtenholz, 100 fach vergrossert. 

Die horizontal verlaufenden Markstrahlen oder Spiegelfasern stellen in 

der Tangentialflache (die rechts gelegene schrag dargestellte Flache) schmale, 

eine Zelle breite spindelformige Ausfiillungen zwischen den benachbarten 

Holzfasern (Tracheiden) dar. In del' Radialflache (vordere Seite der Figur) 

erkennt man, dass die unterste Reihe (n) aus Tracheiden mit schragen End

flachen und gehoften Tipfeln, die ubrigen Reihen (m) aus liegendem, mauer
formigem Parenchym mit einfachen Tipfeln bestehen. W 0 dieses links oben 
durch den Schnitt entfernt ist, erkennt man die kleinen, in den angrenzenden 

Tracheiden befindlichen zu den Tipfeln der Markstrahlzellen correspondirenden 

Tipfel. Die in der Langsrichtung des Stammes verlaufenden Organe (Tra

cheiden) sind in dem rechts gelegenen, den Abschluss des Jahrringes bil
denden Theile von anderer Gestalt (Breitfasern) als in dem links daran 

grenzenden Theile (Rundfasern). Auf den Radialwanden stehen die gehoften 
Tipfel, welche die Stromung des Wassers von einem Organ zum anderen 

durch die zarte Schliesshaut in denselben vermitteln. Die letzten Tracheiden 
des Jahrringes zeigen zahlreiche kleine Tipfel auf den Tangentialwanden. 

Fig. 3. Querschnitt durch breitringiges Fichtenholz in 100 facher Ver

grosserung. 
Das durch weite Lumina und Diinnwandigkeit der Organe ausgezeichnete 

Friihlingsholz a ist sehr stark entwickelt. Es folgt darauf eine durch Dick

wandigkeit ausgezeichnete Schicht b, in welcher die Form der Organa noch 
dieselbe ist, wie in a, wahrend die dritte Region c sich auch durch den in 
der Richtung des Radius sehr verkiirzten Durchmesser der Tracheidell aus
zeichnet. Die Regionen b und c reprasentiren den festen Bestandtheil des 
Jahrringes, das Sommerholz. 

Bei s ist der Durchschnitt eines Harzkallals dargestellt. 
Fig. 4. Querschnitt durch engringiges Fichtenholz, in welchem die 

Zone b ganz fehlt. 
Die Tracheiden, welche die Hauptmasse des J ahrringes bilden, sind in 

Bezug auf Wandungsdicke, Gestalt und Grosse des Querschnittes sehr ver

schieden. Die im Friihjahre gebildeten Tracheiden sind meist sehr diinn

wandig und zeigen nur an den Radialwanden grosse Hoftipfel, ihr Quer

schnitt ist meist viereckig mit grosserem Durchmesser im Radius als in der 

Tangente. Sie werden auch wohl Rundfasern genannt. Gegen die aussere 

Jahrringsgrenze hin verdicken sich die Wandungen immer mehr, die Tipfel 
an den radialen Wand en werden kleiner und zuletzt treten auch klein ere, 
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zahlreiche Tipfel auf den Tangentialwanden auf, wie in den Figuren zu sehen 
ist. Meist gleichzeitig mit der Wandverdickung zeigt sich auch eine Ver· 
kiirzung des radialen Durchmessers bei unverandertem tangentialen Durch
messer, so dass der Querschnitt der Tracheiden eine in der Breite entwickelte 
Gestalt annimmt, weshalb diese Organe auch Breitfasern genannt werden. 
Fiir den vielgebrauchten Ausdruck Herbstholz mochte ich ein fiir aIle Mal 
Sommerholz sagen, da ja thatsachlich diese Holzschicht im Sommer und 
nicht im Herbst gebildet wird. 

Die mit der Verkiirzung des radialen Durchmessers und der gleichzeitig 
eintretenden Wandverdickung verkniipfte Veranderung im Verhiiltniss des 
Lumens zur Wandsubstanz bedingt die grossere Giite des Sommerholzes und 
hangt die Qualitat des Holzes wesentlich davon ab, in welchem Verhaltnisse 
zu einander die diinn- und dickwandigen Organe im Jahresringe stehen. 
Die beiden Figuren 3 und 4 zeigen, dass in dem einen FaIle, niimlich bei 
dem breitringigen Holze die diinnwandigen Organe pravaliren, wogegen bei 
dem schmalringigen Holze die feste Region iiberwiegt. Ich komme auf diese 
Verhaltnisse in der Folge zuriick. 

Ich mache endlich noch darauf aufmerksam, dass nach den U nter
suchungen von Sanio an Pinus silvestris die Lange der Tracheiden, die sog. 
Faserlange, keineswegs dieselbe im ganzen Baume, dass vielmehr die Grosse 
derselben in jungen Baumen viel geringer ist, als in den ausseren Jahres
ringen alterer Baume, dass sie ferner am unteren Baumtheile geringer ist als 
im oberen Schaft alter Baume und dass sie innerhalb der Krone nach dem 
Gipfel wieder sich verringert. 

Ich gebe beispielsweise nach Sanio die Lange der Sommerholztl'acheiden 
einer 110 jahrigen Kiefer an einer Scheibe bei 11,3 m iiber dem Boden. 
Sie betragt in Millimetern im 

1. Ringe (an die Markrohre grenzend) 0,95 mm 
1m 17. Ringe 

,,19. " 

" 31. 
" 37. 
" 38. 
" 39. 
" 40. 
" 43. 
" 45. 
" 46. 
" 72. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2,74 mm 

3,13 " 
3,69 " 
3,87 " 
3,91 " 
4,00 " 
4,04 " 
4,09 " 
4,21 " 
4,21 " 
4,21 " 
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Es geht daraus hervor, dass von der Markrohre aus etwa bis zum 

30. Ringe eine schnelle Langenzunahme, von da an bis zum 45. Ringe nur 

noch eine sehr langsame Steigerung stattfindet und nach dem 46. Jahre die 

Tracheidenlange sich constant gleichbleibt. 

Dicht iiber dem Boden erreichen die Tracheiden weitaus nicht die 

Lange, wie in der Mitte des Schaftes, wie aus nachfolgender Zusammen

stellung zu ersehen ist. 

Der 20. Ring' von der Markrohre aus hat 1,87 mm Tracheidenlange. 

Der 29. Ring hat 2,48 mm 

" 30. " ,,2,60 " 

" 
31. 

" " 
2,65 

" 
" 46. 

" " 
2,66 

" 
" 106. 

" " 
2,65 

" Mithin steigt die Tracheidenlange hier bis zum 31. Jahre und bleibt 

dann constant gleich lang. In der Baumkrone betragt die constante Maxi

mallange etwa 2,82 mm. Ich bezweifle iibrigens, ob die Faserlange in einer 

solchen Beziehung zu den technischen Eigenschaften des Holzes, z. B. zu 

der Beugungsfestigkeit steht, dass etwa aus Messungen der Tracheidenliinge 

Schliisse auf diese Eigenschaften gezogen werden konnten, wie mir gegeniiber 

einmal vermuthungsweise ausgesprochen worden ist. 

Es sei endlich noch erwahnt, dass die Menge, der Bau und die Grosse 

der Harzkanale nicht ohne Einfluss auf die Qualitat des Holzes sind und 

dass Dr. H. Mayr die schwierige und unendlich miihevolle Arbeit iiber

nommen hat, im Anschlusse an seine bereits im botanischen Central blatt 

1884 veroffentlichten vortrefflichen Untersuchungen iiber Entstehung und Bau 

der Harzkanale die Menge und Vertheilung des Harzes in unseren Nadel

waldbiiumen zu ermitteln, eine Arbeit, die im Laufe dieses Jahres zum Ab

schluss gelangen diirfte. 

Da das specifische Gewicht der verholzten Wandung bei allen von mir 

untersuchten Holzarten immer gleich 1,66 und nur stark verharztes Kiefern

holz etwas leichter ist, so unterliegt es keinem Zweifel, dass das Trocken

gewicht des Nadelholzes und damit zugleich eine Reihe der wichtigsten tech

nischen Eigenschaften, als Brennkraft, Beugungsfestigkeit, Elasticitiit, Schall

leitung in weitaus iiberwiegendem Maasse von dem Verhaltnisse der Wan

dungssubstanz zum Lumen der Organe, das beim Nadelholz fast nur mit 

Luft erfiillt ist, abhangt, dass also das Verhaltniss zwischen diinnwandigem 

Friihlingsholze und dickwandigem Sommerholze im Jahresringe die Giite des 

Nadelholzes bedingt. Bei Laubholzbaumen kann der Gehalt des Bolzes an 

Reservemehlen zur Zeit der Vegetationsruhe das Gewicht merklich erhohen. 

Bei einigen Nadelholzbaumen, z. 13. der Larche, in geringerem Grade auch 
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bei der Kiefer tritt eine nachtragliche Veranderung des Holzes durch Verkernung 

ein. Hohe Oxydationsstufen unHislich gewordener, braun gefarbter Gerbstoffe 

lagern sich in der Substanz der Holzwalldung selbst sowie auf den Wan

dungsoberflachen ab und erhohen nicht nul' das Trockengewicht, sondern VOl' 
aHem auch die Dauer, Festigkeit u. s. w. in bemerkenswerther Weise. I) 

Zunachst waren es die praktisch wichtigen Fragen der Technologie, 
welche Veranlassung gaben zur Untersuchung del' Verschiedenheiten, welche 
das Holz verschiedener Nadelholzarten, verschiedener Baumhohen, Alters
klassen u. s. w. zeigen, und ist es Duhamel du Monceau (Traite de la 

conservation et de la force des bois, 1780), del' auch nach diesel' Beziehung 

die ersten brauchbaren Arbeiten lieferte. Derselbe fand, dass 

1. das Holz, das man vom Fusse des Baumes nimmt, schwerer ist, als 

jenes vom Gipfel; 

2. die Jahrringe von Mastbaumen ausgezeichneter Beschaffenheit, die in 

einem sehr kalten Lande erwachsen sind, naher an einander und 
kleiner sind; 

3. das Holz von innen nach aussen nach und nach an Dichte gewinnt 

und wenn es die hochste Ziffer erreicht hat, wieder nach und nach 
an Dichte verliert; 

4. in sehr starken Fichten (Pin du Nord von beilaufig 260 Jahren) 
das festeste Holz dasjenige ist, welches sich im funften Ringe, vom 

Centrum aus, befindet, wenn man die Querschnittsflache, incl. Splint 
in sechs gleich breite Ringe theilt. 

Von grossem Werthe sind sodann die Untersuchungen uber die mecha": 
nischen Eigenschaften des Holzes von Chevandier und Wertheim 1850, 
aus denen ich ebenfalls die fur die vorliegende Arbeit interessanten Resultate 
kurz folgen lasse. 

1. Die mechanischen Eigenschaften nehmen in constanter Weise und 
manchmal in sehr starker Proportion vom Mittelpunkte gegen den 
Umfang hin zu. 

2. Fur jeden Jahrring an und fUr sich nehmen die mechanischen 

Eigenschaften mit del' Hohe im Baume abo 

3. Man nimmt keinerlei regelmassige Beziehung zwischen del' Dichte 
del' Baume, del' Breite ihrer Jahrringe, del' Exposition und del' 

Bodenbeschaffenheit wahr. 
4. Die Jahrringbreite kann als die erste Ursache wedel' del' Diffel'enzen, 

1) Ueber den Verholzungs- und Verkernungsprocess habe ich ausfiihrlicher gesprochen 
in der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung, April-Heft 1884, und in den "Untersuchungen 
aus dem forstbotanischen Institut" If, S. 46. 
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die in einem und demselben Baume, noch jener, die zwischen meh

reren Individuen vorkommen, angesehen werden. 
Es ist allerdings wahr, dass die graduelle Abnahme der Jahr

ringe bei der Tanne sich gleichmassig zur Vermehrung des Werthes 

der Eigenschaften, vom Mittelpunkte gegen den Umfang hin verhiilt, 

aber in jenen Fallen, wo das Gegentheil stattfindet, bleibt diese 

Vermehrung nicht minder merklich. 
5. In ein und demselben Baume gehen die verschiedenen mechanischen 

Eigenschaften fast immer paralle1. So ist der dichteste Jahrring 
gewohnlich derjenige, welcher auch die hochste Fortpflanzungsfahig
keit des Schalles, den bedeutendsten Elasticitiitscoefficienten und die 
hochste Festigkeit besitzt; aber dieses schon in ein und demselben 

Baume zu wenig constante Verhiiltniss, auf dass es durch eine 

Formel ausgedriickt werden konnte, findet sich nur selten vor, wenn 

man unter einander verschiedene Baume derselben Gattung vergleicht, 

und es verschwindet ganzlich bei Baumen verschiedener Art." 

Auf diese so werthvollen 8atze werde ich in der Folge wiederholt hin

zuweisen haben. 

In Nordlinger's "Technischen Eigenschaften der Holzer, 1860" finde 
ich nichts, was zur weiteren Klarung dieser Frage beigetragen hatte. Es 
wird dort gesagt, dass bei den Nadelholzern Schmalheit der Jahresringe fiir 
gute Qualitat spreche, denn jeder Jahresring bestehe aus einem Ringe weichen 
Friihlings- und einem Streifen harten, harzreichen (?) Herbstholzes, und beim 

Breiterwerden del' Ringe bleibe del' letztere ziemlich gleich, wogegen del' weiche 
Ringtheil sich verbreitere. Die sehr zutreffenden unter 3 und 4 aufgefiihrten 
Beobachtungen Chevandier's und Werthheim's werden nicht weiter be
riicksichtigt, und die wenigen von Nor dli n g e r selbst ausgefiihrten Unter
suchungen sind nicht geeignet, irgend grossere Klarheit in die so verwickelten 
Verhaltnisse zu bringen. 

1m Jahre 1873 machte Sanio 1) darauf aufmerksam, dass an einer von 
ihm untersuchten Kiefer die Qualitat, d. h. das VerhaItniss zwischen fester 
Sommerholz- und lockerer Friihlingsholzschicht an denselben Jahresringen 

von unten nach oben sich verschlechtere, auch unabhangig von der Ring
breite. 

Er bestatigte damit die bereits von Chevandier und Wertheim auf

gefundene Thatsache, "dass fiir jeden Jahrring an und fiir sich die mecha

nischen Eigenschaften mit der Hohe des Baumes abnehmen." 

1m Jahre 1874 veroffentlichte ich Untersuchungen iiber "das specifische 

1) P ri n g she i m' s Jahrbiicher der wissenschaftlichen Botanik, Band IX, Heft 1. 
Hartig, DaB Holz der deutschen Nadelwaldbaume. 2 
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Frisch- und Trockengewicht des Kiefernholzes",1) worm ich zu folgendcm 

Resultate gelangte: 
1. Bei alteren dominirenden Kiefern, bei denen die Ringbreite in der 

Regel nach oben abnimmt, verschlechtert sich die Qualitat ein und 

desselben Jahrringes nach oben bis unter den Kronenansatz. Inner
halb der Krone nimmt sie nach oben wieder etwas zu. 

2. Eine Zunahme der Ringbreite nach oben hat bei Baumen iiber 
90 jahrigem Alter Verbesserung, eine Verminderung der Ringbreite 

Verschlechterung del' Qualitat des Splintholzes zur Folge. 

Diese Beobachtung steht also im directen Gegensatze zu der 

herrschenden Anschauung, nach welcher mit dem Engerwerden der 

Ringe das Holz sich verbessere. 

3. Bei unterdriickten Baumen verschlechtert sich das Holz von der Zeit 

der stiirkeren Unterdriickung an in so auffallendem Maasse, dass 

endlich gar kein Sommerholz und nur noch lockeres Friihjahrsholz 
gebildet wird. Bei sehr starker Unterdriickung hort im unteren 
Stammtheile iiberhaupt die Ernahrung des Cambiums und jede Holz
bildung auf. 

4. Von der Markrohre aus gemessen verbessert sich die Qualitat des 
Holzes nach aussen etwa bis zum 60. Jahresringe mit abnehmender 
Ringbreite; von da an verbessert sich die Qualitat nach aussen nul' 

bei zunehmenden Ringbreiten. 
5. Bei dominirenden 140 jahrigen Kiefern wird das festeste Holz in 

allen Baumhohen vom 90-100. Lebensjahre gebildet, wahrend im 
130-140. Jahre sehr schlechtes Holz entsteht. Bei geringeren 
Stammklassen fallt die Zeit der besten Holzerzeugung weit friiher, 

z. B. ins 60-90. Jahr bei mittleren Stammklassen. 
Diese Satze, die schon geeignet waren, die herrschenden Anschauungen 

iiber den Einfluss der Ringbreite auf die Holzgiite umzustossen, babe ich 
damals einfach als Thatsachen hingesteUt und dazu die Bemerkung gemacht: 

"Die physiologische Erklarung der vorstehenden Verschiedenheiten im Baue 

des Jahrringes wird erst dann moglich sein, wenn wir wilSsen, von welchen 

Verhaltnissen die Bildung des Friihlings- und des Sommerholzes abhiingt." 

Ausgedehntere Untersuchungen an der Kiefer und an anderen Nadelholzarten 
haben nunmehr geniigendes Material zur Beurtheilung del' so verwickelten Fragen 

dargeboten. Sammtliche schein bar unloslichen Widerspriiche haben sich in 
einfachster und pbysiologisch sehr wohl begriindeter Weise erklaren lassen, 
und wenn auch der weiteren Forschung noch ein schones Feld sich eroffnet, 

1) Zeitschrift fiir das Forst- und Jagdwesen, Band VI, Heft 2, und als Separat-Abdruck 
bei J. S p rin g er erschienen. 

18 Einleitung. 

Frisch- und Trockengewicht des Kiefernholzes",1) worm ich zu folgendcm 

Resultate gelangte: 
1. Bei alteren dominirenden Kiefern, bei denen die Ringbreite in der 

Regel nach oben abnimmt, verschlechtert sich die Qualitat ein und 

desselben Jahrringes nach oben bis unter den Kronenansatz. Inner
halb der Krone nimmt sie nach oben wieder etwas zu. 

2. Eine Zunahme der Ringbreite nach oben hat bei Baumen iiber 
90 jahrigem Alter Verbesserung, eine Verminderung der Ringbreite 

Verschlechterung del' Qualitat des Splintholzes zur Folge. 

Diese Beobachtung steht also im directen Gegensatze zu der 

herrschenden Anschauung, nach welcher mit dem Engerwerden der 

Ringe das Holz sich verbessere. 

3. Bei unterdriickten Baumen verschlechtert sich das Holz von der Zeit 

der stiirkeren Unterdriickung an in so auffallendem Maasse, dass 

endlich gar kein Sommerholz und nur noch lockeres Friihjahrsholz 
gebildet wird. Bei sehr starker Unterdriickung hort im unteren 
Stammtheile iiberhaupt die Ernahrung des Cambiums und jede Holz
bildung auf. 

4. Von der Markrohre aus gemessen verbessert sich die Qualitat des 
Holzes nach aussen etwa bis zum 60. Jahresringe mit abnehmender 
Ringbreite; von da an verbessert sich die Qualitat nach aussen nul' 

bei zunehmenden Ringbreiten. 
5. Bei dominirenden 140 jahrigen Kiefern wird das festeste Holz in 

allen Baumhohen vom 90-100. Lebensjahre gebildet, wahrend im 
130-140. Jahre sehr schlechtes Holz entsteht. Bei geringeren 
Stammklassen fallt die Zeit der besten Holzerzeugung weit friiher, 

z. B. ins 60-90. Jahr bei mittleren Stammklassen. 
Diese Satze, die schon geeignet waren, die herrschenden Anschauungen 

iiber den Einfluss der Ringbreite auf die Holzgiite umzustossen, babe ich 
damals einfach als Thatsachen hingesteUt und dazu die Bemerkung gemacht: 

"Die physiologische Erklarung der vorstehenden Verschiedenheiten im Baue 

des Jahrringes wird erst dann moglich sein, wenn wir wilSsen, von welchen 

Verhaltnissen die Bildung des Friihlings- und des Sommerholzes abhiingt." 

Ausgedehntere Untersuchungen an der Kiefer und an anderen Nadelholzarten 
haben nunmehr geniigendes Material zur Beurtheilung del' so verwickelten Fragen 

dargeboten. Sammtliche schein bar unloslichen Widerspriiche haben sich in 
einfachster und pbysiologisch sehr wohl begriindeter Weise erklaren lassen, 
und wenn auch der weiteren Forschung noch ein schones Feld sich eroffnet, 

1) Zeitschrift fiir das Forst- und Jagdwesen, Band VI, Heft 2, und als Separat-Abdruck 
bei J. S p rin g er erschienen. 



Einleitung. 19 

so glaube ich doch in der Hauptsache die Frage geliist zu haben. Allerdings 
war die Arbeit, der ich mich in den letzten Jahren unterzog, um den 
Schleier zu liiften, der iiber diesen Verhiiltnissen ausgebreitet lag, keine ge

ringe. Etwa 100 Stiimme unserer vier wichtigsten Nadelholzarten habe ich 
fallen lassen und daraus etwa 1500 Versuchsstiicke entnommen, die meist 

sofort im Walde gewogen, dann bald darauf im Laboratorium gemessen, ab

solut trocken gemacht und wiederum gewogen und gem essen wurden. Die 

sorgfiiltigen Messungen der Jahrringsbreiten hinzugerechnet, ergiebt das etwa 

7500 Wiigungen und Messungen, wahrend die Zahl del' Berechnungen, die 
ich fast ausschliesslich selbst durchgefiihrt habe, etwa 30,000 betriigt. 

Einen Theil dieser Untersuchungen habe ich bereits im II. und III. 

Bande meiner Untersuchungen aus dem forst botanischen Institute zu Miinchen 

1882, 1883 veroffentlicht, jedoch noch nicht ausfiihrlicher verarbeitet, da es 

mil' in jenen Abhandlungen vorzugsweise darauf ankam, die Vertheilung des 

Wassers und Luftraumes im Innern der Baume zu studiren. Bekanntlich 

haben diese Arbeiten dahin gefiihrt, die Unhaltbarkeit der bis dahin herr

schenden Anschauung iiber die Ursachen del' Wasserstromung in den Baumen 
darzuthuu. Ich hatte mil', mich stiitzend auf die zuerst von Th. Hartig 
aufgestellten Vermuthungen iiber die Mitwirkung des Luftdruckes im Innern 
del' Baume, und auf die weiteren ldeen und Arbeiten von J. Bohm und 
Hohnel eine Anschauung iiber die Ursachen der Wasserstromung gebildet, 
die ich in genannten Schriften und in einer klein en Abhandlung 1) veroffent
licht habe und die ich auf ihre Stichhaltigkeit weiteren Priifungen unter

ziehen wollte. 

Zu dem Zwecke vereinigte ich mit den vorliegenden Untersuchungen 
liber die Dichtigkeit des Holzes Ermittelungen des Wassergehaltes der Biiume 
nach langere Zeit vorangegangener volliger Ausastung oder Durchschneidung 
des leitenden Splinttheiles. Die Resultate diesel' Untersuchungen nothigen zu 
einer Modification meiner friiher ausgesprochenen Anschauungen. Diese sind 
librigens inzwischen auch von berufener Seite 2) angegriffen worden und er
kenne ich die Berechtigung del' erhobenen Einwendungen um so lieber an, 
als die von Godlewsky aufgestellte Theorie der Wasserstromung die Be
deutung der Gasdruckdifferenzen fiir die Wasserhebung anerkennt, aber eine 

Mitwirkung osmotischer Krafte im ganzen Stamm annimmt, wiihrend ich diese 

nul' in del' Wurzel voraussetzte. Ich stehe den Godlewsky'schen An

schauungen durchaus sympathisch gegeniiber, wie ich an einem anderen Orte 

niiher darthun werde. 

1) Die Gasdrucktheorie und die Sa ch s' sche Imbibitionstheorie. Berlin 1883. 
2) Godlewsky, Zur Theorie der Wasserbewegung in den Pflanzen. Berlin 1884. 
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Kapitel I. 

Das Untersuchungsmateria.I. 
Den Grundstock der Untersuchungen bilden die in der Nahe von 

Miinchen und zwar in den Revieren Kranzberg bei Freising undForst Kasten 
bei Miinchen (ca. 500 m iiber der Nordsee) gefallten Baume. 1m Forst 
Kasten sind die Untersuchungen schon in dem Jahre 1881 von mir ausge
fiihrt und die Resuitate find en sich in den Tabellen des II. Theiles der 
Untersuchungen aus dem forst botanischen Institute zu Miinchen. 

In diesem von Jugend auf licht erwachsenen Bestande konnteri 70 
bis 75 jahrige Kiefern und 65-80 jahrige Fichten gefaUt werden. Unmittel
bar an jenen Bestand angrenzend fanden sich auch ca. 25 jahrige Kiefern 
und Fichten, die allerdings im dicht geschlossenen Bestande erwachsen waren. 

Unter denselben Standortsverhiiltnissen bot sich im Revier Kranzberg 
die Gelegenheit zur Untersuchung 70 jahriger Liirchen, 80-100 jiihriger Kie
fern, 115-130 jahriger Fichten und 90-110 jahl'iger Weisstannen. Beson
ders werthvoll war os, dass in dem Revier Kranzberg die Fichten und 
Tannen offenbar aus natiirlicher Verjiingung entstanden und in sehr engem 
Schlusse erwachsen waren, wodurch es ermoglicht wurde, den Einfluss ver
schiedener Erziehungsart bei gleicher Bodengiite und gleichem Klima fest
zustellen. 

Die am Schlusse dieser Schrift beigefiigten Tabellen enthalten die Unter

suchungsresultate der Fallungen aus dem Reviere Kranzberg. 
Die vorgenannten Untersuchungsmaterialien dienten nun in erster Linie 

dazu, zu ermitteln, welchen Einfluss auf die Qualitat des Holzes die ver
schiedene Baumhohe, die Umwandiung des Splintes in Kernholz, die Erzie
hung im lichten und im geschlossenen Bestande, die verschiedene Ringbreite 
bei gieichem Alter und Standort etc. ausiiben. Sie dienten ferner zur Fest
steHung des Wassergehaltes und LuftgehaItes der Baume in ihren einzeinen 
Theilen und der durch die Jahreszeit bedingten Veranderungen desselben, 
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sle dienten endlich dazu, die Gesetze des Schwind ens nach Ringbreite und 

Holzart klarzulegen. 

An diese Untersuchungen reihte sich eIlle grosse Zahl von solchen 

Untersuchungen an, die sich meist nUl' auf bestimmte Baumhohen be

schrank ten und ohne Riicksicht auf den Wassergehalt an ganz trockenen oder 

doch nicht vollig frischen Holzern ausgefiihrt wUl'den. Sie hatten den Zweck, 

den Einfiuss festzustellen, welchen Bodenarten versehiedener Qualitat, Hoeh

gebirgslagen, Lichtstellung oder anclererseits starke Unterdriiekung auf die 

Giite des Holzcs ausiibcn. Die Resultate diesel' Untersuchungen sind meist 

clem Tcxtc beigegcben und nur die beiden aus dem Revier Geisenfeld stam

menden Kiefcrn (19 und 20 del' Einzeltabellcn) sind ausfilhrlicher mitge

theilt, urn zugleieh einen Einblick zu gewiihren in die Versehiedenheiten des 

Holzes auf del' Siid- und Nordseite eines Baumes. 

Wir gehen nun zur Betraehtung des Untersuehungsmaterials naeh Holz

arten gctrennt iiber. 

Die La r c h e. 

Die zu VIer verschiedenen Jahreszeiten getalltcn 70 jahrigen Larehen des 

Reviers Kranzberg (Einzeltabelle 1-5) entstammen cinem wahrseheinlich 

durch Auspfianzung einer breiten Abtheilungslinie entstandenen sehmalen 

Larchenhorste im dicht geschlossenen Fichtenbestande. Dureh den angren

zenden Fiehten bestand ist del' Boden unter den Larchen, abgesehen von ein

zelnen Stellen, fast cbenso besehattet worden, wie unter dem geschlossenen 

Fichtenbestande. 

Die mittlere Bestandeshohe von 30 m, die Stammdurehmesser auf 

Brusthohe (ohne Rinde) von 28 -36 cm und die Sehaftholzmassen (ohne 

Rinde und Stock) von 0,73-1,34 fm reprasentiren immerhin einen guten 

Larchenwuchs. 

Annahernd gleich guten Wuehs zeigen drei 45 jahrige Larehen aus dem 

Revier Dormitz des Forstamtes Sebaldi bei Niirnberg, welche eine Hohe von 

20 m und Durchmesser (ohne Rinde) von 18,7-23,9 em auf Brusthohe be

sassen, und auf gutem, den Streureehen kaum ausgesetztem Keupersandboden 

erwaehsen waren. 

Eine ganze Reihe von Larehenstammstiieken aus 1-2 m Baumhohe 

habe ieh aus den Alpen und zwar theils aus 750 m Hohe bei Tegernsee 

(Larehenwald oberhalb Tegernsee), theils aus hOheren tiber 1000 m gelegenen 

Bestanden bezogen, von denen ieh bereits einen Theil im April-Heft 1884 
der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung besproehen habe. 
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Die K i e fe r. 

Von diesel' Holzart sind 6 Biiume im 70 -75 jiihrigen Alter mit einer Hohe 

von 22-27 m und einem Schaftinhalt von 0,87-1,54 fm, sowie 4 Biiume 

im 20 - 25 jiihrigen Alter aus dem Reviere Kasten zur Untersuchung ge

zogen e" Untersuchungen", II. Theil). Das Revier Kranzberg dagegen lieferte 

13 Kiefern von 80-110 jiihrigem Alter bei einer Hohe von 28-31 m und 

einem Kubikinhalt von 0,71-1,74 fm (6-18 der Einzeltabellen). Der dichte 

Schluss, in welchem diese Biiume, eingesprengt zwischen Fichten erwachsen 

waren, hatte den Massenzu wachs im Vergleich zu den jiingeren, lichter er

wachsenen Kiefern des Reviers Kasten etwas zuriickgehalten. 

Zum Vergleich konnte ich die Ergebnisse meiner iilteren Untersuchungen 

iiber das Trocken- und Frischgewicht del' Kiefer in der Mark Brandenburg 

benutzen, liess aber auch drei Kiefern von 85-92 jiihrigem Alter aus dem 

Niirnberger Reichswalde, und zwar aus einem solchen, nahe bei Niirnberg 

gelegenen Bestande fiillen, welcher durch iibermiissiges Streuwehen arg herab

gekommen war. Zwei alte auf Sandboden erwachsene Kiefern des Reviers 

Geisenfeld bei Ingolstadt, von Dr. H. MayI' behufs Untersuchung des Harz

gehaltes gefiillt, sind unter 19 und 20 der Einzeltabellen dargestellt. Ein

zelne Kiefern sind auch aus dem Alpengebiete in Untersuchung gezogen, so 

z. B. eine 100 jiihrige Kiefer aus der Pertisau am Achensee, in 950 m Hohe 

iiber dem Meere, die ich in dem mehrfach citirten Artikel del' Forst- und 
Jagdzeitung beschrieben habe. 

Die Fie h t e. 

1m Forst Kasten wurden 6 Fichten von 65--80 jiihrigem Alter, einer 

Baumhohe von 28-30 m und einem Schaftgehalt (ohne Rinde) von 1,14-
1,78 fm zur Untersuchung gezogen. Die Aestigkeit derselben bis weit am 

Stamm herab zeugte dafiir, dass sie von Jugend auf ziemlich licht erwachsen 

waren. Ueber sie und iiber die ca. 25 jiihrigen Fichten desselben Reviers 

sind die Untersuchungsresultate bereits im 2. Theil der "Untersuchungen" 

veroffentlicht. 

1m Reviere Kranzberg wurden 13 Fichten von 120-130 jiihrigem Alter, 

die im dichten Schlusse erwachsen waren, untersucht (:21-33 der Einzel

tabellen). Ihre Hohe betriigt 31-34,5 m, ihr Inhalt (ohne Rinde) 1,11 bis 

2,25 Festmeter. 

Aus demselben Reviere liess ieh eine 60 jiihrige, seit 10 Jahren vollig 

freigestellte, sowie eine 70 jiihrige stark unterdriickte Fichte fiillen, um den 
Einfluss der Lichtung und der Unterdriickung zu erkennen. Mehrere aus 
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bedeutenden Hoehlagen stammende alte Plitntel'waldsfiehten gaben Aufsehluss 

libel' den Einfluss jener eigenartigen Waehsthumsverhaltnisse. 

Die Wei sst ann e. 

Ebenfalls aus dem Kranzberger Reviere und zwar untermiseht mit Fiehlen 

erwaehsen, entstammen 12 Weisstannen (34-45 del' Einzeltabellen) von 

95 -110 jahrigem Alter, einer Hohe von 28-32 m und einem Sehaftgehalt 

von 0,93-1,78 fm. In ihrer Wuchsgeschwindigkeit stimmen sie demnaeh 

mit den 120-130 jahrigen Fichten desselben Bestandes iiberein. Aueh sie 

entstammen wahrseheinlieh del' natiirliehen Verjlingung und sind jedenfalls 
im gesehlossenen Bestande aufgewaehsen. 

Zum Vergleieh mit ihnen sind noeh einige Weisstannen aus den Vor

bergen del' Alpen bei 660 m Hohe libel' dem Meere und einige Stamme aus 

dem Thliringerwalde untersueht. 

Die Zirbelkiefe~ 

Zwei 90 resp. 110 jahrige Baume wurden in del' Gegend von Berehtes

gaden und einer Hochlage von 1450 m gefallt, doeh standen mil' nul' Holz

stiicke aus ca. 2 m Baumhohe zur Verfiigung. Aueh konnte ieh zwei 

Stammstiieke diesel' Holzart aus Sibirien, abel' aus unbestimmter BaumhOhe, 

untersuehen. 

Die Be r 9 k i e fer (Pinus montana). 

Von del' hoehstammig waehsenden Form diesel' Holzart habe ieh einen 

100 jahrigen Stamm aus 950 m Hohe iiber dem Meere, den ieh am Achensee 

in del' Pertisan fallen liess, zur Untersuehung ziehen konnen. 

Kapitel II. 

Die Untersuchungsmethode. 

a. Fa.llungszeit und Vorbereitung der SUimme. 

Wahrend beim Laubholz, zumal im jlingeren Alter, del' Gehalt des 

Splintholzes an Reservestoffen zu versehiedenen J ahreszeiten ein erheblieh 

versehiedener ist, und dadureh das specifisehe Gewieht in hohem Grade 

beeinflusst wird, ist beim Nadelholz, insbesondere bei iilteren Bitumen del' 

Gehalt an Mehlen im Holzkorper ein so geringer, dass mit Bezug auf sie 
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eine Beriicksichtigung der Jahreszeit wegfallen konnte. Dagegen kam es 
darauf an, die Veranderungen des Wassergehaltes im Splintholze der Baume, 
welche durch die Jahreszeit bedingt werden, festzustellen und war in dem 
Jahre 1881/82 die FiilIung von je einer Kiefer nnd Fichte in folgenden Ter~ 
minen ausgefiihrt: 2. Januar, 4. Miirz, 14. Miirz, 19. Mai, 9. Juli, 8. October. 

Die Untersuchung hatte ergeben, dass fiir beide Holzarten der grosste 
Wassergehalt in den Monat Juli, ein nahezu gleich grosser in den Anfang 
Januar faUt, dass dagegen der Minimalwassergehalt in den Friihjahrsmonat 
Marz faUt, und dass bei der Kiefer erst Ende Mai der Wassergehalt wieder 
steigt. Ein zweites Minimum fiel in den Monat October. 

Bei den neuen Untersuchungen habe ich nun folgende Termine gewahIt: 
28. December 1883, 3. April 1884, 28. Juni 1884,,9. October 1884, 30. 
December 1884. Es kam mir aber auch darauf an, zu erfahren, welchen 
Einfluss auf den Wassergehalt der Baume es ausiiben wiirde, wenn einerseits 
die Transpiration derselben bei unbehinderter Wasseraufnahme durch die 
Wurzeln auf ein Minimum beschrankt und andererseits bei ungehinderter 
Verdunstung die Wasseraufnahme ganz abgeschnitten wiirde. lch liess des
halb zu verschiedenen Terminen Kiefern, Fichten und Tannen vollstandig 
ausasten und die Astwunden mit Steinkohlentheer beschmieren, anderntheils 
iihnliche Stiimme un ten ringsherum so tief mit der Sage einschneiden, dass 
voraussichtlich der Splint ganz durchsagt war. Allerdings ist dies bei der 
Kiefer, deren Splint sehr breit ist, nicht in jedem FaUe gelungen. 

Die Fallung erfolgte nun an den oben bezeichneten Terminen und zwar 
in folgender ZusammensteUung: 

Am 28. December 1883 wurden gefa11t: 
eine normale Larche und eine normale Weisstanne. 

Am 3. April 1884 wurden gefiillt: 
je eine normale Larche, Fichte, Kiefer, Tanne, 
je eine Ende December ausgeastete Kiefer, Fichte und Tanne, 
je eine Ende December eingesagte Larche, Kiefer, Fichte und Tanne. 

Am 28. Juni 1884 wurden gefallt: 

je eine normale Larche, Kiefer, Fichte, Tanne, 
je eine Ende December ausgeastete Kiefer, Fichte, Tanne, 
je eine Anfang April ausgeastete Kiefer, Fichte, Tanne, 
je eine Ende Dezember eingesagte Kiefer und Fichte, 
je eine Anfang April eingesagte Kiefer, Fichte und Tanne. 

Am 9. October 1884 wurden gefallt: 
je eine normale Larche, Kiefer, Fichte und Tanne, 
je eine Anfang April ausgeastete Kiefer, Fichte und Tanne, 
je eine Anfang April eingesagte Kiefer, Fichte und Tanne. 
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Die Untersucbungsmethode. 

Am 30. December 1884 wurden gefiillt: 

je eine normale Kiefer und Fichte, 

je eine Mitte October ausgeiistete Kiefer, Fichte und Tanne. 

Es macht dies zusammen 43 Biiume desselben Bestandes. 

b. Untersuchung im Walde. 

25 

Was die specielle Darstellung del' Unt~rsuchungsmethode betrifft, so darf 

ich mich hier ziemlich kurz fassen, wei I ich im II. Heft der Untersuchungen 

aus dem forstbotanischen Institute eingehend dariiber gesprochen habe. Nur 

in Bezug auf die Liinge del' Seetionen ullcl die Grosse der Yersuchsstlieke 

wurden einige Abweiehungen von clem friiheren Verfahren vorgenommen. 

Naeh FiilIung des Probestammes wurcle zuniiehst 1 m von dem unteren 

Schnittrancle, also schwankencl in 1,3-1,5 m Hohe libel' dem Boden eine 

Holzwalze von 0,2 m Lange herausgeschnitten. Da bei dem Zerschneiden 

der werthvollen Stiimme Rlieksieht darauf zu nehmen war, dass die Seetionen 

noeh als SageblOeke u. dergl. Verwendung finden konnten, so entsehied ieh 

mieh fUr 5 m lange Sectionen, wiihrend ich bei meinen frliheren Arbeiten 

3 m lange Sectionen wiihlte. Mit Hinzuziihlung der 0,2 m langen Probe

walzen berechnet sich also die Distanz je zweier Yersuehsstiicke von einander 

auf 5,2 m. Es wurden schon vor del' Fiillung die Nord- und Slidseite iiusser

lich markirt, so dass auf jeder Probewalze die IIimmelsrichtung bezeichnet 

werden konnte. Es wurden nun in del' Regel von der Nord- und Siidseite 
Probestiicke ausgespalten, wie sie die bei

stehende Fig. 5 darstellt. Der iiusserste 

Theil (1), der die todte und lebende Rinde 

darstellt, wurde sofort viillig entfernt. Der 

mit 2 bezeichnete Theil repriisentirt den 

wasserleitenden Splint, der mit 4 bezeich

nete Theil den zweifellosen Kern, wiihrend 

der Theil 3 (als Mitte bezeichnet) die oft 

nicht scharf zu erkennende Grenzpartie 

zwischen Splint und Kern in sieh sehliesst. 

Bei einer Mehrzahl von Stiimmen, bei denen 

Fig. 5. 

die Grenze abel' scharf hervortrat, habe ich nur Splint und Kern ausgesehie

den, und zwar immer mit Rlicksicht darauf, da::;s das Splintstiiek nur Splint-, 

das Kernstiick auch wohl etwas Splintholz enthalten durfte. reh bemerke 

noch, dass ich in den Tabellen die inneren Holzstiicke, soweit sie kein 

fliissiges Wasser mehr fiihren, immer als Kern bezeichnet habe, miigen die

selben sich durch dunklere Farbung gegen den Splint abgrenzen oder nieht. 

Ieh kann nieht umhin, auch hier nochmals das Unpassende und Unzweck-
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massige des Wortes "Reifholz" hervorzuheben. Der Laie in forstlichen 
Dingen verbindet gar zu leicht mit dem Ausdrucke "Reifholz" die Idee, als 
sei dasselbe noch unreif. 

1st doch noch kiirzlich selbst von Fr. B au r I) das Holz 55 jahriger Carya
arten als "unreif" bezeichnet worden. Nun ist aber bekanntlich der jahrliche 
Holzmantel eines Banmes schon im N achsommer der Vegetationsperiode, in 
welcher er entsteht, vollig reif und giebt es viele Baumarten, die stets bis 

zum hochsten Alter aus Splint bestehen. Will man das Holz 100 jahriger 

Birken durchweg als "unreif" bezeichnen? Es giebt Baume, bei denen das 
reife Hob schon nach zwei Jahren eine Veranderung erleidet, die wir Vel'
kernung nennen, andere, z. B. Carya, zeigen diese Veranderung erst nach 
50 Jahren. Bei letzteren wird in der Technik zweifellos viel mehr Splint
holz als Kernholz verwendet, da auch bei 100- und mehrjahrigen Baumen 
die Hauptholzmasse aus Splintholz gebildet wird. Untersuchungen der tech
nischen Eigenschaften des Carya-Splintholzes haben deshalb vielleicht ein 
grosseres praktisches Interesse als solche des Kernholzes. -

Da recht oft Verschiedenheiten im Wassergebalte und in der Substanz 
zwischen den entgegengesetzten Seiten eines Baumes auftreten, so wurde 
durch Ausspaltung zweier Versuchsstiicke von der Nord- und Siidseite der 

Baume die mittlere Qualitat moglichst zu gewinnen versucht. Die hier und 
da bei den Resultaten am einzelnen Baume hervortretenden Unregelmassig
keiten diirften daraus zu erklaren sein, dass doch nicht immer die beiden 
Stiicke das Mittel der ganzen Holzwalze reprasentirten. Das Volumen der 
beiden zusammengewogenen und gemessenen Holzstiicke schwankt in den 
meisten Fallen zwischen 0,2-1 Liter; das Volumen der meisten Probestiicke 
betrug etwa 0,4 Liter. Die Wagung der Holzstiicke erfolgte unmittelbar nach 
dem Ausspalten derselben, urn jeden Verlust durch Verdunstung zu ver
meiden und zwar mit einer Genauigkeit bis auf 0,01 gr. Die Messung 
konnte dagegen bis zur Riickkehr in das botanische Laboratorium verschoben 

werden. 

c. Untersuchung im Laboratorium. 
Diese betraf zunachst die Volumbestimmung im frischen Zustande. Das 

Frischvolumen ist eine ausserst wichtige Grundlage fUr aIle in Frage kom
menden Ermittelungen. Es bildet die Einheit, auf welche sich die Berech
nungen des Wassergehalts, Luftgehalts, der Substanzmenge, des specifischen 
Frischgewichtes und des Schwindens beim Trocknen beziehen. 

Da, wie ich mich iiberzeugt habe, ein Schwind en erst nach mehreren 

1) l!'orstwissenschafLlicLes Central blatt 1885, S. 135. 

26 Rapitel II. 

massige des Wortes "Reifholz" hervorzuheben. Der Laie in forstlichen 
Dingen verbindet gar zu leicht mit dem Ausdrucke "Reifholz" die Idee, als 
sei dasselbe noch unreif. 

1st doch noch kiirzlich selbst von Fr. B au r I) das Holz 55 jahriger Carya
arten als "unreif" bezeichnet worden. Nun ist aber bekanntlich der jahrliche 
Holzmantel eines Banmes schon im N achsommer der Vegetationsperiode, in 
welcher er entsteht, vollig reif und giebt es viele Baumarten, die stets bis 

zum hochsten Alter aus Splint bestehen. Will man das Holz 100 jahriger 

Birken durchweg als "unreif" bezeichnen? Es giebt Baume, bei denen das 
reife Hob schon nach zwei Jahren eine Veranderung erleidet, die wir Vel'
kernung nennen, andere, z. B. Carya, zeigen diese Veranderung erst nach 
50 Jahren. Bei letzteren wird in der Technik zweifellos viel mehr Splint
holz als Kernholz verwendet, da auch bei 100- und mehrjahrigen Baumen 
die Hauptholzmasse aus Splintholz gebildet wird. Untersuchungen der tech
nischen Eigenschaften des Carya-Splintholzes haben deshalb vielleicht ein 
grosseres praktisches Interesse als solche des Kernholzes. -

Da recht oft Verschiedenheiten im Wassergebalte und in der Substanz 
zwischen den entgegengesetzten Seiten eines Baumes auftreten, so wurde 
durch Ausspaltung zweier Versuchsstiicke von der Nord- und Siidseite der 

Baume die mittlere Qualitat moglichst zu gewinnen versucht. Die hier und 
da bei den Resultaten am einzelnen Baume hervortretenden Unregelmassig
keiten diirften daraus zu erklaren sein, dass doch nicht immer die beiden 
Stiicke das Mittel der ganzen Holzwalze reprasentirten. Das Volumen der 
beiden zusammengewogenen und gemessenen Holzstiicke schwankt in den 
meisten Fallen zwischen 0,2-1 Liter; das Volumen der meisten Probestiicke 
betrug etwa 0,4 Liter. Die Wagung der Holzstiicke erfolgte unmittelbar nach 
dem Ausspalten derselben, urn jeden Verlust durch Verdunstung zu ver
meiden und zwar mit einer Genauigkeit bis auf 0,01 gr. Die Messung 
konnte dagegen bis zur Riickkehr in das botanische Laboratorium verschoben 

werden. 

c. Untersuchung im Laboratorium. 
Diese betraf zunachst die Volumbestimmung im frischen Zustande. Das 

Frischvolumen ist eine ausserst wichtige Grundlage fUr aIle in Frage kom
menden Ermittelungen. Es bildet die Einheit, auf welche sich die Berech
nungen des Wassergehalts, Luftgehalts, der Substanzmenge, des specifischen 
Frischgewichtes und des Schwindens beim Trocknen beziehen. 

Da, wie ich mich iiberzeugt habe, ein Schwind en erst nach mehreren 

1) l!'orstwissenschafLlicLes Central blatt 1885, S. 135. 



Die Untersuchungsmethode. 27 

Tagen eintritt, nachdem bereits ein grosser Wasserverlust eingetreten ist 

und die Wandungssubstanz selbst Wasser abzugeben beginnt, so konnte die 

Volumbestimmung auf den Tag nach der Fiillung verschoben werden. 
Nach sorgfaltigster Erwagung und Prufung aller Methoden und der 

durch sie zu erreichenden Genauigkeit gelangte ich zu der schon in meinen 

"Untersuchungen II" dargestellten Methode 

der Volumermittelung in sorgfaltig gear

beiteten Xylometern von verschiedenen 

Durchmessern. Ich gebe nebenstehend 

(Fig. 6) die Abbildung des fUr griissere 

Holzstiicke verwendeten und ausserst em

pfehlen::;werthen Xylometers von Gebruder 

Z i m mer in Stuttgart. 

Bei Probestiicken von 0,4 Liter Inhalt 

durfte der miigliche Ablesungsfehler selten 

1/ 2 pet. erreicht haben. Nach sorgfaltigen 

Ermittelungen betrug der durch Wasser

cinsaugung entstehende Fehler ebenfalls 

kaum 1/ 2 pet., so dass im ungiinstigsten 

FaIle, der selten eingetreten sein d urfte, 

ein Messungsfehler bis zu 1 pet. des Yo· 

lumens denkbar ist. Bei den gross en Dif

ferenzen im specifischen Gewichte und 

Wassergehalte der Probestiicke konnten 

diese Fehler nicht irritirend auf die Unter-
suchungsresultate einwirken. 

Fig. (j. 

------ ---

Nach der Bestimmung des Frischvolumens wurden die Versuchsstiicke 

zunachst etwa 8 Wochen an einem luftigen rflsp. im Winter geheizten Orte 

soweit zum Trocknen gebracht, dass der griisste Theil des Wassers zweifellos 

entwichen und annahernd der sogenannte Lufttrockenzustand hergestellt war. 

Wiihrend ich bei meinen alteren Untersuchungen auch den Lufttrocken

zustand zu bestimmen suchte, habe ich von dieser Untersuchung nunmehr 

Abstand genommen, da ja der Werth der dadurch gewonnenen Zahlen nur 

sehr gering ist und kaum fiir die Praxis eine Bedeutung besitzt. Fiir wissen

schaftliche Betrachtungen und Vergleiche hat nur der wirkliche Trocken

zustand eine Bedeutung und ist dies zur Jetztzeit von allen wissenschaft

lichen Autoren anerkannt, dass es kaum niithig erscheint, noch einige W orte 

zur Begrundung hinzuzufiigen. Fur aUe wissenschaftlichen Betrachtungen 

muss man vergleichbare Zustande wahlen, also entweder den Frischzustand 

des Holzes, wie er dem eben gefiillten Baume eigenthiimlich ist, oder den 
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wirklichen Trockenzustand, Wle er erreicht wird d urch anhaltendes Darren 
bei 100 0 C. bis hochstens 105 0 C. Alle zwischen Frisch- und Trocken

zustand befindlichen Zwischenzustande sind fiir wissenschaftliche und damit 

auch fiir praktische Fragen nicht verwerthbar. Nul' del' sogenannte Luft

trockenzustand wird noch von einer Anzahl Praktiker als wichtige Ziffer 

betrachtet. Was ist abel' Lufttrockenzustand? 

Das Holz unserer Mobeln, del' Thiiren u. s. w. enthiilt im geheizten 

Zimmer einen ganz anderen Wassergehalt, als im ungeheizten Zimmer. In 
strengen Wintern bei anhaltender Heizung wird die Zimmerluft oft so 

trocken, dass noch alte Mobeln krachen, d. h. in Folge des Wasserverlustes 

ihr Vol urn en erheblich vermindern. Del' lufttrockene Zustand des Holzes im 
Dachraume ist ein ganz anderer, als del' im Keller, im Sommer ein anderer 
als im Winter, in feuchten Klimaten ein anderer als in trockenen. Es giebt 
also unendlich verschiedene Lufttrockenzustiinde und ist somit eine Zahl, 

welche den Lufttrockenzustand darstellt, nicht zu wissenschaftlichen Betrach

tungen geeignet. 

Was andererseits die praktische Verwerthbarkeit diesel' Zahlen betrifft, 

so wollen wir uns doch nicht verhehlen, dass dieselbe eine ausserst geringe 

ist. Selbst in den Hiinden des Tischlers ist das Holz nul' sehr selten "luft
trocken". Auch in del' kiihnen Voraussetzung, dass die Praktiker sich urn 

die Resultate del' wissenschaftlichen Forschung bekiimmern wiirden, so wiirden 

sie die Lufttrockenzahlen fiir ihre Berechnungen u. s. w. gar nicht gebrauchen 
kiinnen. Jedenfalls ware ihnen aber auch mit der Kenntniss des Tr\lcken
zustandes des Holzes mehr gedient, da sie auf Grund diesel' Kenntniss mit 
Leichtigkeit das Gewicht des Holzes urn so viel vermehren konnen, als unter 

bestimmten Umstiinden voraussichtlich durch den Wassergehalt del' Luft del' 

Zustand des Holzes veriindert wird. Ich habe, um die Umrechnung des 
Trockenzustandes in denjenigen Lufttrockenzustand, den kleinere Holzstiicke 
im Hochsommer an einem vollig trockenen, dem Luftzuge ausgesetzten Orte 

annehmen, zu ermoglichen, im III. Hefte meiner Untersuchungen aus dem 
forstbotanischen Institute die Resultate meiner Untersuchungen an 282 Holz
stiicken mitgetheilt. Das specifische Trockengewicht (absolut trocken) ist 
darnach zu erhohen bei Eichensplint urn 4, bei Eichenkern um 3, d. h. 
Eichensplintholz von 67,2 specifischem Gewicht im trockenen Zustande zeigt 

im lufttrockenen Zustande obiger Beschaffenheit 71,2 specifisches Gewicht, 

Eichenkern von 69,0 zeigt 72,2 im lufttrockenen Zustande. 

Buchensplint von 69,5 steigt auf 72,7 im lufttrockenen Zustande, 

Buchenkern von 69,2 auf 71,8. 
Birkensplint steigt von 60,0 auf 62,6 im lufttrockenen Zustande, Birken

kern steigt von 57,4 auf 61,8. 
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Die Untersnehungsmethode. 

Rei Nadelholzern ist die Differenz im Durchschnitt nur 2, d. h. Fichten
holz von 43,5 specifischem Gewicht zeigt 45,5 Lufttrockengewicht, Kiefern
holz von 47,5 zeigt 49,5 Lufttrockengewicht. 

lch bemerke aber ausdriicklich, dass diese Zahlen nur fiir die bezeich
nete Art des Lufttrockenzustandes gelten, fiir andere Arten des Lufttrocken
zustandes ganz verschieden davon sein konnen, und da weiter fortgesetzte 
Untersuchungen an grosseren, zuvor dem Luftzuge und del' Sonne nicht aus
gesetzten, abel' sehr alten Nadelholzstiicken meiner Sammlung im Durchschnitt 
eine Differenz zwischen lufttrockenem und trockenem Nadelholz von 3 ergeben 
hat, so wird man die in diesel' Arbeit veroffentlichten Trockengewichtszahlen 
urn mindestens 3 vergrossern miissen, um sie mit den Lufttrockengewicht
zahlen del' alteren Litteratur vergleichen zu konnen. 

Fiir wissenschaftliche Forschungen, mit denen wir es hier zu thun 
haben, kann nur das wirkliche Trockengewicht in Frage kommen. 

Die Feststellung del' praktisch wichtigen Fragen, wie viel im grossen 
Durchschnitt ein Festmeter Fichtenbretter u. dgl. wiegt, um etwa daraus das 
Gewicht einer Eisenbahnwagenladung Rretterwaaren fUr kaufmannische Zwecke 
zu bestimmen, ist nicht unser Endziel gewesen. DafUr besitzen die Holz
handler bereits ihre Erfahrungsatze, die fiir unsere wissenschaftlichen Zwecke 
selbstverstandlich vollig werthlos sind. 

Ebenso werthlos sind fUr wissenschaftliche Fragen diejenigen Unter
suchungen, bei denen die Rinde nicht yom Holzkorper getrennt ist. Fiir 
den Holzfuhrmann, del' die Rinde aus dem Walde mit hinausfahren muss, 
konnten diese Zahlen vielleicht einiges Interesse besitzen, wenn nicht die 
Erfahrung zeigte, dass derselbe den durch wissenschaftliche Untersuchung 
gewonnenen Zahlen nul' eine sehr beschrankte Beachtung angedeihen lasst. 

Nachdem die Holzer in eigens construirten eisernen Trockenkasten bei 
100 bis 105 0 C. etwa drei Tage gedorrt worden, dann nochmals gewogen 
waren, lagen die Daten VOl', um durch Berechnung zu finden: 

. . . Absolutes Frischgewicht 
1. Das speClfische FmchgewlCht = F' h 1 (Spalte m). 1) nsc vo umen 

. , . Abso!. Trockengewicht 
2. Das speClfische 'I rockengewlcht = - tro-ckenvolumen--

3. Die Volumenverminderung (Schwind en) 
Frischvolumen - Trockenvolumen 
------

Frischvolumen 
4. Das Gewicht del' organischen Substanz (inc!. Asche) im 

Frischvolumen =' T~~eke~g_ewicht 
Fnschvolumen 

1) Die Bezeichnung bezieht sich auf die Spalten der Einzeltabellen. 

(Spalte n). 

(Spalte 0). 

(Spalte d). 
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. . . Absolutes Frischgewicht 
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. , . Abso!. Trockengewicht 
2. Das speClfische 'I rockengewlcht = - tro-ckenvolumen--

3. Die Volumenverminderung (Schwind en) 
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------

Frischvolumen 
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(Spalte n). 

(Spalte 0). 

(Spalte d). 
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5. Der '''' assergehaIt im Frischvolumen 
Frischgewicht - Trockengewicht 
--~Frischvolumen (Spalte h). 

6. Der Wassergehalt in 100 Frischgewichtseinheiten 

Frischgewicht - Trockengewicht 
(SpaIte b). 

Frischgewicht 

Es kam nun noch darauf an, genau das Verhaltniss festzustellen, in 

welchem sich die feste Substanz, das Wasser und der Luftraum im Innern 

cines Holzkorpers zu einander verhalten. 

Th. Hartig hat zuerst die Methode angegeben,l) in welcher wir zu del' 

interessanten Einsicht diesel' Verhaltnisse gelangen, und J. Sachs hat diese 

Methode nicht unwesentlich verbessert. 2) 

Es kam zunachst damuf an, das specifische Gewicht der Wandungs

substanz des Holzes festzustellen. Ich habe in meinen "Untersuchungen II" 
gezeigt, dass diesel be fur aIle untersuchten Holzarten gleich 1,56 sei. Damus 
ergiebt sich 

7. Das Volumen der trockenen Holzsubstanz pro Frisch-

volumen = SUbstanzgewicht i~}OO Frischvolumen (Spalte e). 
1,56 

8. Del' Luftraum im Holze = Fritlchvolumen - (Trocken

substanzvolumen [7J + Wassel' [5]) (Spalte g). 

Untersuchungen, uber die ich ebenfalls friiher (Untersuchungen II, Seite 
15-19) schon berichtet habe, ergaben die Menge des Imbibitionswassers 
dcr Wandungssubstanz im vollig gesattigten Zustande. 

Mit Bezug auf die Kiefer fand ich fUr Kiefernsplint 55 pet. des V 0-

lumens der trockenen Wandung, fUr Fichte 60 pet. 
Es blieb mir noch ubrig, fur Weisstanne und Larche diese Unter

suchungen zu wiederholen. Sie ergaben fur Weisstanne eine Wassercapacitat 
von 50 pet. (Kern und Splint gleich), also genau so viel als Jul. Sachs 

gefunden hatte; fUr Larchensplint 53 pet. und fur den Kern der Larche 

48 pet. Wassercapacitat. 

9. Das Volumen der mit Wasser gesattigten Wandungen 
ist = Trockenvolumen + (Trockenvolumen x Wasser-

capacitat) (SpaJte f). 
Daraus resuItirt endlich 

10. Die Menge des liquiden Wassers im Lumen del' Organe. Sie ist 
= Wasser (5) - (Trockenvolumen x Wasscrcapacitat) (Spalte i). 

1) Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen, S. 321. Berlin 1878. 
2) Ueber die Poriisitat des Holzes. Wiirzburg 1879, in den Arbeiten des botanischen 

Instituts, Bd. II. § 3. 
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Die Untersuchungsmethode. 31 

Da es bei der Verschiedenheit im Verhiiltnisse der festen Masse zum 

Lumen der Organe von Interesse war, das procentische Verhiiltniss zwischen 

Luftraum und liquidem Wasser im Lumen der Organe kennen zu lernen, 
so ergab sich 

11. Der Procentgehalt des Wassers im Zelllumen 

Liquides Wasser (10) 
Liquides Wasser (10) + Luftraum (8) (Spalte k). 

Ich habe vorstehend ganz in der Kiirze angegeben, wie die einzelnen 

in den Tabellen mitgetheilten Rechnungsresultate gefunden worden sind, ohne 

auf die Begriindung des Berechnungsmodus u. s. w. niiher einzugehen, da 

ich sonst alles das wiederholen miisste, was ich in meinen "Untersuchun

gen II" eingehend besprochen habe. 

Zur Erliiuterung der Tabellen am Schlusse der Arbeit fiige ich nur 
noch einige Bemerkungen hinzu. 

AlIe Angaben beziehen sich auf den entrindeten Holzkorper des Schaftes 
ohne Aeste. 

Die Spalte a giebt oben die BaumhOhe in Meter, unten den Durchmesser 

in Centimeter fiir jede untersuchte BaumhOhe. 

Beziiglich der in Spalte b enthaltenen Ausdriicke verweise ich auf 

Seite 25 und hebe nur noch besonders hervor, dass ich auch dann das 

innerste, an die Markrohre angrenzende Holzstiick mit Kern bezeichnete, 

wenn dasselbe, wie bei Fichte und Tanne, nur durch den Mangel an liqui
dem Wasser ausgezeichnet ist. Unter Holz verstehe ich den gesammten 
Holzkorper (Splint, Mitte, Kern) und die darauf beziiglichen Zahlen reprii

sentiren nicht den arithmetischen Durchschnitt der dariiberstehenden Ziffern, 
sondern sind besonders berechnet unter Beriicksichtigung des thatsiichlichen 
Verhiiltnisses, in welchem Splint und Kern im Stammabschnitte vertreten 
sind. Fiir die Spalten e, f, i, k habe ich nur die Zahlen fUr den Splint 
berechnet, da das Verhiiltniss zwischen Wassergehalt und Luftraum nur im 

Splint von grosserem wissenschaftlichen Interesse ist. Da ich aIle Berech

nungen personlich ausgefiihrt habe, so darf diese Oekonomie mit meiner Zeit 
und Arbeitskraft wohl als gerechtfertigt erscheinen. 

Auch die fiir den ganzen Stamm berechneten Zahlen sind nicht arith

metische Durchschnittszahlen aus der Summe der einzelnen Section en , son

dern wurden in sorgfiiltiger Beriicksichtigung des Massengehalts jeder ein
zelnen Baumsection durch eine sehr zeitraubende Berechnung festgestellt. 

Dasselbe gilt fiir den Splintkorper des ganzen Stammes. Aus der be

kannten Splintbreite jeder Baumsection wurde zuniichst die Grosse des 

Splintkorpers fiir jede Section berechnet und mit dieser Zahl die Substanz
menge und der Wassergehalt fiir die Section gefunden. Aus der Summe 
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alIer Zahlen ergab sich dann der Durchsehnitt des Splintkorpers vom ganzen 

Baume. 
Aus den friiher entwickelten Griinden umfasst der so berechnete SpIint

korper nicht immer den ganzen Splint, vielmehr steckt ein Theil desselben 

noch in den sog. Mittelstiicken. 

Kapitel TIl. 

Die J ahrringbildung. 

Die Seite 13 besprochene Verschiedenheit in der Beschaffenheit des 

FriihIings- und des Sommerholzes einer jahrlichen Holzproduction, durch 
welche sich dieselbe als Jahresring scharf zu erkennen giebt, wird nach der 

herrschenden, durch J. Sachs und H. de Vries begriindeten Ansicht her

vorgerufen durch den im Laufe einer Vegetationsperiode zunehmenden Rin

dendruck. Die fast 8 Monate lang auf die abgestorbenen Rindentheile, 

das Periderm oder die Borkeschichten einwirkenden ausseren Einfiiisse, nam

lich abwechselnde Abkiihlung und Erwarmung, und damit verkniipfte Ex
pansion und Contraction, Gf:lfrieren des zwischen die Rindeschuppen eingedrun
genen Wassers, Einwirkung von Flechten und Pilzen u. S. w., sollen veran
lassen, dass bei Beginn der cambialen Thatigkeit die Rindenspannung eine 
minimale Grosse einnimmt, also nur einen geringen Druck auf das cambiale 
Gewebe ausiibt. In demselben Maasse, als aus dem Bildungsgewebe ein 
neuer Mantel von Jungholz und Jungbast und bald darauf von fertigem Holz 

und Siebgewebe zwischen vorjahriger Rinde und Holz entsteht, werde das 
altere Rindengewebe expandirt und iibe einen immer mehr zunehmenden 

Gegendruck aus. Der lebende Theil der Rinde vergrossert sich durch Zell
theilung und Zellwachsthum, der aussere, todte Theil wird gewaltsam ausge~ 

dehnt und erhalt unter Umstanden Langsrisse. Dieser sich im Laufe des Som

mers nach der bisherigen Annahme steigernde Rindendruck solI nun die Ver
anlassung sein nicht aHein del' verminderten Ausdehnung des radialen Durch~ 
messers der Tracheiden, sondern auch dazu fiihren, dass die Bildungsstoffe 

mehr der Wandverdickung als del' Neubildung von Zellen zu Gute kommen. 

Wiederholt 1) habe ieh mich dahin ausgesprochen, dass ich die grossere 

Giite des Sommerholzes weit mehr als eine Folge besserer Ernahrung betrachte. 

1) Zersetzungserscheinungen des HoIzes, 1878. Lehrbuch der Baumkrankheiten, 1882. 
Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut zu Miinchen, II, 1880, S. 148-150. 
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Meine jiingsten Untersuchungen bekraftigen mich in dieser Anschauung. 

Der Jahresring entsteht aus der AufHisung und Verwendung der im 
Vorjahre gebildeten und in Rinde und Holz abgelagerten Reservestoffe und 
aus der Verwendung der im selben Jahre neu entstandenen Bildungsstolfe. 
Es ist bekannt, dass bei den Nadelholzern die Reservestoffe des Vorjahres 

nur einen beschrankten Antheil an der Holzproduction nehmen und zum 

Theil zur Neubildung der Triebe und Blatter benutzt werden. 

Es leuchtet von vornherein ein, dass die Betheiligung der Reserve
stolfe des Vorjahres an den Neubildungen ungemein verschieden sein wird 

nach Holzart, Baumalter und individueller Entwickelung, dass sie abhangig 

ist von der Witterung und der dadurch bedingten Production an Baustolfen. 
Die alteren, diesen Gegenstand betrelfenden Untersuchungen bezogen sich 
nur auf jiingere, ausgeastete Baumindividuen und ist es deshalb nicht un
interessant, zu erfahren, wie gross der Antheil der Reservestoffe an der 
Jahrringbildung bei alteren, dominirenden Baumen ist. lch liess Anfang 
April je zwei 110 jahrige Weisstannen, 95 jahrige Kiefern, 120 jahrige Fichten 
total entasten und entgipfeln und dann je einen Stamm am 29. J uni, den 

zweiten am 9. October desselben Jahres fallen. 

Die Untersuehung ergab naehstehende Resultate: 

Verhaltniss der Ringbreite ausgeasteter Baume zur Breite des 

letzten Jahrringes vor der Entastung. 

11 ° jiihr. Weiss- 95 jiihr. Kiefern 120 jiihr. Fichten Ihum- tannen 

hiihe -- --~-

-;~~-n:-I~. Octbr.-

--~---- - --

29. Juni 19. Octbr. 29. Juni 19. Octbr. 
m 

32,7 - - - - 0,08 I 0,10 
27,5 0,27 - - 0,3.5 0,16 0,20 
22.3 0,50 0,35 0,28 0,31 0,05 0,10 
17,1 0,30 0,39 0,26 0,25 0,02 0,10 11,9 0,46 0,26 0,28 0,17 O,O! 0,06 
6,7 0,36 0,28 0,21 0,00 0,015 0,01 
1,5 0,22 0,54 0,22 0,20 0,006 0,25 

Mittel 0,352 0,36~ 0,250 0,256 0,053 0,123 

Man sieht, dass bei der Weisstanne 0,36, bei der Kiefer 0,25, bei der 

Fiehte 0,12 der vorjahrigen Ringbreite ohl1e Mitwirkung neuer Bildungsstoffe 
auf Kosten der Reservestoffe entstanden ist. Zugleieh erheIIt, dass diese 
Verwendung bei Tanne und Kiefer bis zum 29. Juni bereits erfolgt war und 
nur bei der Fiehte naeh diesem Termine sieh fortsetzte. Moglieh ist aber 

aueh, dass die Verschiedenheit bei den beiden Fichten auf individuelle Eigen
thiimliehkeiten zuriickzufiihren ist. leh glaube wenigstens annehmen zu 

H art i g, Das Holz der deutschen Nadelwaldbitume. 3 
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diirfen, dass die Ernahrung des Cambiummantels 1m Friihjahr vorwiegend 
auf Kosten der Reservestoffe des Vorjahres erfolgt. Nur im Gipfel des 
Baumes findet schon friihzeitig eine Verwendung del' neu gebildeten Assimi
lationsproducte statt. 

Die Ernahrung des Cambiummantels ist aber offenbar in der Friihjahrs

zeit eine verhiiltnissmassig schwache. Die neuen Triebe und Blatter arbeiten 
nicht allein nicht mit zur Ernahrung des Cambiummantels, sondern bean
spruchen sogar selbst Zufuhr von Nahrstoffen. Die Tage sind noch kurz, 
die Lufttemperaturen massig, Licht und Warme mithin fUr Erzeugung von 
Bildungsstoffen und fiir Verwendung derselben zum Wachsthum noch un
giinstig. Es kommt noch hinzu, dass die Bodentemperatur, die sich ja dem 
Bauminnern und somit der Cambialregion mittheilt, nur sehr langsam steigt. 
1m Friihjahre, d. h. in den Monaten Mai und Juni, sind deshalb die Er
nahrungsverhaltnisse weitaus ungiinstiger, als im Hochsommer. Die Pro
duction an Bildungsstoffen, sowie deren Verwendung zur Zellbildung ge
stalten sich giinstiger, sobald die neuen Triebe und Nadeln mit voller Kraft 

arbeiten, sobald die Tage ihre grosste Lange und die Temperatur sowohl der 
Luft als des Bodens ihr Optimum erreicht haben. 

Die weiteren Besprechungen iiber den Eintluss del' Ernahrung auf die 
Giite des Holzes sind geeignet, meine Ansicht iiber die Entstehung des Jahr
ringes zu bestatigen, und die neuesten Untersuchungen von K I' a b be: "Ueber 
das Wachsthum des Verdickungsringes und del' jungen Holzzellen in seiner 
Abhangigkeit von Druckwirkungen" 1) haben ergeben, dass del' Rindendruck 
sich im Laufe der Vegetationszeit iiberhaupt nicht oder so wenig verandert, 
dass von einer Abhangigkeit der Ringbildung vom Wechsel des Rindendrucks 
in der That nicht mehr geredet werden kann. Ein eigenthiimlicher Zufall 
hat es gewollt, dass Kra b b e auf der ersten Seite seiner vorziiglichen Ab
handlung mich als einen Vertreter del' Rindendrucktheorie aufgefUhrt hat, 
weil ich den Ueberwallungsprocess aus einer Verminderung des Rinden
druckes auf das cambiale Gewebe nahe dem Wundrande ableite. Offen bar 
ist man abel' doch zunachst berechtigt, den auch von K r a b b e nicht be
zweifel ten Rindendruck zur Erklarung jener Erscheinung heranzuziehen, ohne 
deshalb unbedingter Anhanger del' de Vries'schen Theorie der Jahrring
bildung zu sein, die meines Wissens bisher nul' von mil' und zwar wiederholt 
in Frage gestellt wurde, wofUr ich die Verschiedenheit in der Ernahrung des 
Bildungsgewebes als Ursache del' Friihlings- und Sommerholzbildung bezeichnete. 

1) Abhandlungen der Konig!. Preuss. Akademie der Wissenschaften, Berlin 1884. 
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Das Dickenwachsthum der Biiume. 

Die Gesetze des Dickenwachsthums habe ich S. 1 kurz zusammen

gefasst, ohne dort auf die physiologische Erklarung derselben einzugehen. 
Es ist aus den Untersuchungen Th. Hartig's 1) bekannt, dass die cam

biale Thatigkeit der Baume in den Zweigen beginnt, in schnellerem odeI' 

langsamerem Tempo nach unten fortschreitet, bei ca. 30 jahrigen Kiefern 

und Eichen fast gleichzeitig am ganzen Schafte, bei eben so alten Larchen 

und Ahornen unten um 14 Tage bis 4 Wochen spateI' beginnt als in den 

Zweigen. Del' Abschluss del' Zuwachsthatigkeit erfolgt oben entsprechend 

fruher, als unten. In den Wurzeln beginnt das Wachsthum erst im Hoch

sommer und setzt sich bis in den October, bei einzelnen Holzarten bekannt

lich bis in den Winter fort. 
1m Jahre 1872 habe ich ebenfalls Untersuchungen uber Beginn und 

Fortschreiten del' Zellbildung im Cambium einer Reihe von Waldbiiumen, 

zumal del' Kiefer, durchgefiihrt, die zu Resultaten fiihrten, welche mit denen 
meines Vaters nicht ganz ubereinstimmten. 

Ich fand namlich, dass bei 10 jahrigen freistehenden Kiefern bereits am 
20. April die cambiale Thatigkeit begann, bei 35- und 60 jiihrigen im lichten 

Bestande stehenden Exemplaren im oberen Schafttheile del' Zuwachs Anfang 

Mai, im unteren Theile bei einzelnen Biiumen selbst am 9. Mai noch nicht 

begonnen hatte. 
An 100 jiihrigen im geschlossenen Bestande stehenden Kiefern war am 

9. Mai auch in 6 m Hohe noch kein Zuwachs zu erkennen, am 25. Mai 
bestand derselbe in 6 m Hohe aus 3-4 Tracheiden, in 1 m Hohe aus 1 bis 
3 Tracheiden. Daraus folgt also, dass an alten, im Schlusse stehenden 
Kiefern del' Zuwachs im unteren Theile um 4 W ochen spateI' beginnt, als 
an jungen Kiefern. 

1m Jahre 1884 untersuchte ich an im Schlusse erwachsenen alten 

Kiefern, Fichten, Larchen und Tannen die Entwickelung des neuen Jahr

ringes am 29. Juni, indem ich die Ringbreite im zusammengetrockneten Zu

stande mit del' mittleren Ringbreite del' drei vorangegangenen Jahre verglich. 

Die Resultate finden sich in del' nachstehenden Tabelle. In dieser habe ich 
auch die Breite del' neuen Jahrringe zweier am 9. Juli 1881 gefallter, in 

lichtem Stande erwachsener Baume, einer Kiefer und einer Fichte, dargestellt. 

1) Anatomie und Pbysiologie der Holzpflanzen, Berlin 1878, S. 366. 
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Verhaltniss del' Jahrringbreiten am 29. Juni resp. 9. Juli zur 

mittleren Ringbreite del' letzten drei Jahre. 

In dieht gesehlossenem Bestande In liehtem Stande 
Baum- 29. Juni 188! Baum- 9. Juli 1881 

hiihe hiihe 

I 
Kiefer, I Fiehte, I Larche, I Tanne, Kiefer Fiehte 

m 95 jahrig I 120jahrig 70jiihrig 1l0jiihrig m 

32,7 0,82 

I 
0,60 -

I 
- 26,3 - 0,45 

27,5 0,66 0,56 0,73 0,53 23,2 0,36 0,36 
22,3 0,58 0,40 0,30 0,75 20,1 - 0,43 
17,1 0,56 0,52 0,22 0,75 17,0 0,43 0,40 
11,9 0,32 0,30 0,17 0,78 13,9 0,32 0,47 
6,7 0,39 0,25 0,15 0,67 10,8 0,45 0,42 
1,5 0,35 0,21 0,18 0,83 7,7 - 0,43 

4,6 0,40 0,42 
1,5 0,25 0,38 

Aus del' Entwickelung des Jahrringes del' im Schlusse erwachsenen 

Kiefer, Fichte und Larche geht hervor, dass Ende J uni im Gipfel diesel' 
Baume del' Zuwachs bereits auf 0,60-0,82 der voUen Breite ausgebildet 
war, wahrend an der Basis, d. h. auf 1,5 m Hohe bei der Kiefer erst 1/3, 
bei Fichte und Larche sogar nul' 1/5 del' Jahrringsbreite erreicht war, dass 

mithin die Zuwachsthatigkeit im Gipfel weit vorausgeeilt war. Die cambiale 

Thatigkeit falIt also im Gipfel dieser Baume in die Monate Mai, Juni, Juli, 
wiihrend sie am Fusse del' Biiume in die Monate Juni, Juli, August fiillt. 
ZweifeUos raUt also die cambiale Thatigkeit dieser Baume oben mehr in 
die ungiinstige Friihjahrszeit, umschliesst dieselbe wenigstens vollstiindig, 
wahrend unten der Zuwachs erst nach Eintritt der giinstigeren Vegetations
verhaltnisse beginnt und vorzugsweise im Hochsommer vor sich geht. 

'Diese Verschiebung in den Sommer erklart meines Erachtens zur Ge
niige die bessere Ernahrung und somit den kraftigeren Zuwachs des Cam
biums im unteren Theile dominirender Biiume. 

Wie wir spater sehen werden, wird unten nicht nur mehr, sondern 

auch weit besseres Holz producirt als oben, wahrend bei unterdriickten 

Baumen die geringe Menge producirter Bildungsstoffe beim Abwiirtswandern 

bereits oben zum grossten Theile odeI' in extremen Fallen ganz zur Erniih
rung des Cambiums verbraucht werden, so dass del' Zuwachs nach unten 

an Menge und wie wir sehen werden, auch an Qualitat schnell abnimmt. 

Die zweifeUos feststehende Thatsache, dass im geschlossenen Wald
bestande die Zuwachsthiitigkeit im Gipfel oft um 4 Wochen friiher beginnt 
als am unteren Stammtheile, lasst sich, wie ich glaube, in einfacher Weise 
erklaren aus dem Einfluss der Wiirme auf das Cambium selbst. 
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Die Processe der Zellbildung sind anerkanntermaassen III hohem Grade 

abhangig von der Temperatur del' Bildungsgewebe. 

Die von del' Sonne beleuchteten Gipfel der Baume mit ihren diinn

rindigen Zweigen und Aesten, sowie die jungen, noch diinnrindigen Biiume 

werden oft schon Ende April zur Zelltheilung erweckt. Dasselbe gilt, wie 

ich weiter unten zeigen werde, von solchen aIteren Baumen, die mehr oder 

weniger frei stehen, welche also direct von der Sonne am ganzen Schafte 

getroffen werden und ihr Wasser aus einem Boden beziehen, der d urch 

directe Insolution sich friihzeitig durchwarmt. 

1m geschlossenen Waldbestande, dessen Boden von einer Moos- und 

Humusschicht bekleidet ist und kaum von einem Sonnenstrahle betroffen 

wird, erhebt sich die Temperatur derjenigen Bodenschichten, in denen die 

Wurzeln vorzugsweise verbreitet sind, nur sehr langsam auf eine solche 

Hohe, dass das von den Baumen daraus aufgenommene ~W asser das Baum

innere zu derjenigen Temperatur erhebt, welche die Cambialregion zu neuem 

Leben erweckt. 

Wir wissen aus den Untersuchungen von T h. Hart ig, dass besonders 

an starkrindigen, mit Borke bekleideten Baumen die Innentemperatur in weit 

hoherem Grade von der Bodentemperatur als von der Luftwiirme bedingt 

wird und dass letztere in demselben Maasse grosseren Einfluss auf die Tem

peratur des Bauminnern gewinnt, je dunner die Rinde, je dunner del' Stamm, 

je grosser die Entfernung vom Boden ist. 

1ch trage deshalb kein Bedenken, die Verzogerung der cambialen Thatig

keit in geschlossenem W aId bestande auf die langsame Durchwarmung des 

Bodens zuruckzufuhren. 
Eine Bestatigung diesel' Anschauung finde ich in dem Verhalten der 

Weisstanne. Dieselbe ist bekanntlich selbst im 100 jahrigen Alter nul' von 

einer dunn en , weichen, fast borkefreien Rinde bekleidet, welche dem Ein

dringen del' Luftwarme nur geringen Widerstalld leistet. Oem entsprechend 

ist bei dem am 29. Juni gefiilIten Baume del' Zuwachs am ganzen Stamme 

fast gleichmassig und zwar relativ weit ausgebildet. 1m Durchschnitt ist 

bereits % der Ringbreite am ganzen Schafte fertig. 

Eine weitere Bestatigung finde ich in del' Entwicke}ungsstufe des Jahr

ringes an den beiden am 9. Juli 1881 gefallten, im lichten Stande erwach

senen Baumen del' vorstehenclen Tabelle. Die friihzoitige Durchwarmung des 

Bodens und die directe Insolation dol' Rinde hat eine nahezu gleichmiissige 

Entwickelung am ganzen Schafte zur Folgo gehabt. 

Eine vortreffliche Bestiitigung meiner Ansicht finde ich ferner in dem 

Ergebnisse zahlloser mit HiIfe eines Zu wachsbohrers ausgefiihrter Unter

suchungen uber Beginn und Fortschreiten des Zuwachse» junger und alter, 
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dominirender und unterdriiekter, vollig frei, 1m liehten Stande oder endlieh 

im Sehlusse stehendet Fiehten. 
Dnter giinstigen Erwarmungsverhaltnissen, also an frei stehenden, direct 

insolirten Baumen der Siidhiinge begann die eambiale Thiitigkeit auf Brust· 
hOhe schon vor dem 1. MaL Am Fusse eines Nordhanges auf nasskaltem 
Wiesengrunde zeigte dagegen eine starke Fiehte aueh im liehten Stande am 
26. Mai noeh keinen Zuwaehs. 

Hundert Sehritte davon auf troekenem, der Sonne ausgesetztem Boden 
zeigten freistehende Fiehten am 26. Mai schon 20 Traeheiden, d. h. etwa 
1/4 der normalen Ringbreite. 

1m voUen Waldessehlusse waren selbst dominirende alte Fiehten und 
Kiefern am 26. Mai nur mit 1-2 neuen Traeheiden versehen, ja selbst 
am 1. Juni zeigten manehe Baume noeh keine Spur von Zuwaehs. 1m 
diehten Stangenort hatten die diinnrindigen dominirenden Biiume durehschnitt

lieh 5 Traeheiden, d. h. etwa 1/30 del' normalen Ringbreite erreieht. Unter
driiekte Baume im Sehluss sehliefen noeh vollig. 

Der J ahrring an im Sehlusse erwaehsenen dominirenden und unter

driickten 90 jiihl'igen Fichten war bei Miinchen am 29. August in allen 

Baumhohen vollig fertig. An einer 0,7 m stark en, seit 3 Jahren freigestellten 
Fichte von 32 m Hohe war der Jahrring bei 29 m fertig; bei 26 und 21 m 
Hohe war die ZeUtheilung beendet, abel' der Verholzungsprocess noeh nicht 
abgeschlossen; von 11 m abwarts war acch die Zelltheilung noch im Gange. 
Zahlreiehe altere Fichten bei Berehtesgaden und Konigsee lies sen Mitte August 
erkennen, dass in Brusthohe die Zelltheilung nahezu beendet war. 

Die bedeutende Steigerung des Zuwaehses am Wurzelanlaufe, die zu 
merklichen Anschwellungen des unteren Stammendes fiihren kann und der 
dem gegeniiber auffallig geringe Quantitiits- und Qualitatszuwachs der Wur
zeIn scheint mir ebenfalls aus der Einwirkung der Warme erklarbar zu sein. 

Die niedere Bodentemperatur verzogert den Beginn der cambialen Thii
tigkeit in den Wurzeln urn mehrere Monate, verlegt diesel be in den Nach
sommer und Herbst. Wenn aber eine Verwendung der neuen Bildungsstoffe 
in den Wurzeln noch nicht oder bei der niederen Temperatur des Wurzel
cambiums nur langsam erfolgen kann, so muss eine um so kraftigere Er
nahrung der unmittelbar iiber dem Boden gelegenen, der Erwarmung sehr 
zuganglichen Cambialregionen stattfinden, da ja die zuwandernden Bildungs
stoffe in die Wurzeln nicht einzutreten vermogen. 

Es erfolgt hier nicht allein eine Steigerung der Zuwachsgrosse, sondern, 
zumal an kriiftig erniihrten, im Lichtstande stehenden Baumen die Production 

ausserst werthvollen Holzes, wiihrend umgekehrt Quantitat und Qualitat des 
Wurzelholzes entspreehend del' relativ tiefen Temperatur nur gering sind. 
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Die Abhiingigkeit der Holzqualitiit von dmn Steigen 
und Fallen der Zuwachsgrosse des Baumes. 

Es gilt im Allgemeinen die A:ltnahme, dass zwischen Laubholz- und 

Nadclholzbiiumcn cine merkwurdige Verschiedenheit bestehe in dem Ver

halten derselben zu einer besseren oder geringeren Ernahrung. Bei Laub

holzbaumen winl mit Ausnahmen, die hier zunachst nicht erortert werden 

sollen, angenommen, dass die Qualitat des Holzes urn so bessel' sei, je breiter 

die Ringe desselben sind, wahrend bei Nadelholzbaumen das entgegengesetzte 

Verhalten stattfinden solI. 

Muss schon von vornherein diese Annahme Zweifel erwecken, so haben 

die vorliegenden Arbeiten das Unhaltbare derselben klar dargethan. Es tritt 

vielmehr auf das Unzweideutigste hervor, dass die Zunahme der Ernahrung 

eines Baumes sich nicht nur im grosseren Massenzu wachse, sondern gleich

zeitig auch in Verbesserung der Qualitiit iiussert. Mit der Vergrosserung des 

W urzel- und Blattvermogens wiichst Quantitiit und Qualitiit, mit einer Ver

minderung der Erniihrung des Cambiummantels sinkt dagegen Massenzuwachs 

und Gute des erzeugten Holzes. 

Dabei tritt noch die Erscheinung hervor, dass eine Veranderung in den 

Ernahrungsfactoren in der Regel fruher und energischer die Qualitat beein

flusst als die Quantitat. So sehen wir z. B., dass in der Jugend mit der 

Zunahme der Baumkrone und des Wurzelvermogens die Qualitat des Holzes 

schnell von Jahrzehnt zu Jahrzehnt steigt auch dann, wenn voriibergehend 

etwa in Folge von gedrangtem Stande und Beschattung durch altere odeI' 

kriiftiger wachsende Nachbarn die Quantitat nur langsam zunimmt oder wohl 

selbst etwas nachlasst. 

Sobald in hoherem Alter die Ernahrung des Baumes nachlasst, sinkt 

die Qualitat in viel auffalligerem Maasse als die Quantitat, findet dagegen 

in Folge von Durchforstungshieben, Durchlichtungen u. s. w. cine Steigerung 

del' Massenproduction statt, so steigt sofort die Qualitiit bedeutend in die 

Hohe. Es bedarf kaum del' Erwahnung, dass der Quantitatszuwachs cines 

Baumtheiles sich nur aus del' Berechnung des Fliichenzuwachses, d. h. aus 

Durchmesser und Jahrringbreite ergiebt. Der Umstand, dass in del' Jugend, 

also in del' Zeit der minderen Zuwachsgrosse, die Jahresringe sehr breit zu 

sein pflegen wegen der geringen Durchmessergrosse, hat zu der irrigen An

nahme gefiihrt, den breiten Ringen entsprache immer die schlechtere Holz

qualitiit. 
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Die Jahrringbreite fiir sich allein giebt keinerlei oder doch nur sehr 
zweifelhafte Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Holzqualitiit. In hoherem 
Alter entspricht fast stets eine Zunahme der Ringbreite auch einer Zunahme 
der Qualitiit. 

Betrachten wir nun, in welcher Weise das Gesetz: "Mit dem Wachsen 
und Sink en der Ernahrung steigt und fallt Quantitats- und Qualitatszuwachs" 
bei der Entwickelung des Baumes zur Geltung kommt, so zeigt die nach
stehende Zusammenstellung. wie sich bei einer von Jugend auf frei erwach

senen Hochgebirgslarche in einer bestimmten Baumhohe (2 m?) die Qualitat 
mit dem Alter bis zurn 170. Jahre steigert, dann aber mit sinkendem 
Flachenzuwachse schnell sinkt. Perioden verminderten Zuwachses, z. B. im 
53-82. Lebensjahre haben Minderung der Qualitat zur Folge, in anderen 
Fallen, z. B. im 91-110. Lebensjahre, steigt die Qualitat auch trotz etwas 
geringeren Quantitatszuwachses. 

Tyroler Larche aus einer Hochlage iiber 1000 m, von 
ca. 190jahrigem Alter und 19 cm DurchmesseI'. 

Jahrlicher Specifisches 
Al t e r Jahrringbreite Flachen- Trocken-

zuwachs gewicht 
mm qcm 

181-190 (10) 0,27 Splint 

I 
1,592 49,9 

171-180 (10) 0,50 » 2,827 51,0 
161-170 (10) 0,70 Kern 3,694 77,9 
151-160 (10) 0,65 » 3,145 75,9 
131-150 (20) 0,50 

" 
2,168 75,1 

111-130 (20) 0,50 » 1,854 70,7 
91-110 (20) 0,55 » 1,676 65,1 
83- 90 (8) 1,12 » 2,721 63,2 
53- 82 (30) 0,27 » 0,503 61,5 
33- 52 (20) 0,70 » 0,836 63,1 
21- 32 (10) 1,0 

" 
0,377 

I 
58,8 

Durchschnitt (170) 0,56 1,675 67,' 

Recht ersichtlich ist aber I wie vollig zusammenhangslos die Qualitat 

und die Jahrringbreite sind. 
Bei dem Vergleiche der Qualitat der beiden letzten 10 jahrigen Perioden 

mit der der vorhergegangenen Altersperioden darf aber nicht iibersehen 
werden, dass dieselbe aus Splintholz besteht und durch den Process der 
Verkernung in der Folge noch eine Verbesserung erfiihrt. 

Sehr deutlich tritt auch aus der nachfolgenden ZusammenstellUng bei 
einer 235 jahrigen Kiefer der Zusammenhang zwischen Massenzuwachs und 
Giite des HoIzes hervor. 
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A I t e r 

191-235 (45) 
158-190 (33) 
130-157 (:/8) 
97-129 (33) 
67- 96 (30) 
28- 66 (39) 
Durchschnitt 

189-235 (47) 
152-188 (37) 
132-151 (20) 
114-131 (18) 
88-113 (26) 
58- 87 (30) 
30- 57 (28) 
Durchschnitt 

172-235 (64) 
136-171 (36) 
101-135 (35) 
74-100 (27) 
62- 73 (12) 
Durchschni tt 

173-235 (63) 
143-172 (30) 
117-142 (26) 

93-116 (24) 
71- 92 (22) 
Durchschnitt 

235 j a h ri g e K i e fer au s G e i sen f e 1 d. 

Jiihrlicher Substanz-
menge 

Jahrringbreite Fliichen- per 100 cc 
zuwachs Frisch-

mm gem volumen 

1,3 m. Siidseite. Rad. 25,8. 

0,8 Splint 
1,0 
1,4 Mitte 
1,:') Kern 

2,4 " 

12,062 
12,912 
15,16~J 

11,424 
9,610 

0,8 
1,2i 

! 0,825 verkient 
10,OM 

45,8 
47,3 
50,0 
49,8 
49,0 
(55,6) 
48,5 

1,3 m. 
0,5 Splint 
0,8 
1,2 Mitte 
1,8 Kern 
2,3 
2,4 

0,8 " 
1,29 

Nordseite. 

8,295 
11,513 
15,005 
19,640 
17,979 

8,747 verkient 
0,543 verkient 

10,791 

Rad. 26,6. 

40,5 
44,3 
48,3 
48,4 
47,7 
(49,4) 
(51,1) 
46,9 

5,5 m. 
0,6 Splint 

Siidseite. Rad. 15,9. 
5,458 38,4 

0,7 Mitte 4,315 42,2 
0,9 Kern 4,362 49,2 
1,3 4,021 48,0 
2,5 2,356 47,4 

0,91 4,564 43,6 

5,5 m. Nordseite. Rad. 25,2. 
0,6 Splint 
0,7 Mitte 
1,5 Kern 
2,3 " 
4,4 " 

1,53 

9,043 
9,308 

IG,530 
17,530 
13,436 
12,091 

38,2 
41,6 
47,0 
48,0 
46,7 
44,2 

Specifisches 
Trocken-
gewicht 

54,4 
55,0 
58,4 
58,9 
57,1 
(63,6) 
56,9 

45,7 
51,1 
,55,8 
55,5 
55,5 

(57,6) 
(56,5) 
54,1 

42,7 
48,2 
55,2 
56,6 
55,7 
49,6 

46,5 
48,4 
55,4 
57,2 
55,3 
52,1 

Schwinden 

pet. 

15,7 
13,9 
14,3 
15,5 
14,2 
12,5 
14,7 

11,4 
13,3 
13,4 
12,8 
13,9 
14,3 
9,5 

14,1 

10,2 
12,5 
10,9 
15,2 
15,0 
12,1 

17,7 
13,8 
13,4 
13,4 
15,6 
15,2 

Mit dem Sinken des Zuwachses in den letzten Perioden vermindert sich 

auch in auffallender Weise die Qualitiit des Holzes. 

Ohne zuniichst auf die Frage einzugehen, ob und welchen Einfluss auf 

die Qualitiit des Holzes die Richtung zur Himmelsgegend ausiibt, geben die 

obigen sowie die nachfoIgenden Zusammenstellungen zugleich zu erkennen, 

dass das HoIz von un ten nach oben an Qualitiit abnimmt. Hei allen nicht 

Die Abhflllgigkeit del' HolzqualWit von dem Steigen und Fallen etc. 41 

A I t e r 

191-235 (45) 
158-190 (33) 
130-157 (:/8) 
97-129 (33) 
67- 96 (30) 
28- 66 (39) 
Durchschnitt 

189-235 (47) 
152-188 (37) 
132-151 (20) 
114-131 (18) 
88-113 (26) 
58- 87 (30) 
30- 57 (28) 
Durchschnitt 

172-235 (64) 
136-171 (36) 
101-135 (35) 
74-100 (27) 
62- 73 (12) 
Durchschni tt 

173-235 (63) 
143-172 (30) 
117-142 (26) 

93-116 (24) 
71- 92 (22) 
Durchschnitt 

235 j a h ri g e K i e fer au s G e i sen f e 1 d. 

Jiihrlicher Substanz-
menge 

Jahrringbreite Fliichen- per 100 cc 
zuwachs Frisch-

mm gem volumen 

1,3 m. Siidseite. Rad. 25,8. 

0,8 Splint 
1,0 
1,4 Mitte 
1,:') Kern 

2,4 " 

12,062 
12,912 
15,16~J 

11,424 
9,610 

0,8 
1,2i 

! 0,825 verkient 
10,OM 

45,8 
47,3 
50,0 
49,8 
49,0 
(55,6) 
48,5 

1,3 m. 
0,5 Splint 
0,8 
1,2 Mitte 
1,8 Kern 
2,3 
2,4 

0,8 " 
1,29 

Nordseite. 

8,295 
11,513 
15,005 
19,640 
17,979 

8,747 verkient 
0,543 verkient 

10,791 

Rad. 26,6. 

40,5 
44,3 
48,3 
48,4 
47,7 
(49,4) 
(51,1) 
46,9 

5,5 m. 
0,6 Splint 

Siidseite. Rad. 15,9. 
5,458 38,4 

0,7 Mitte 4,315 42,2 
0,9 Kern 4,362 49,2 
1,3 4,021 48,0 
2,5 2,356 47,4 

0,91 4,564 43,6 

5,5 m. Nordseite. Rad. 25,2. 
0,6 Splint 
0,7 Mitte 
1,5 Kern 
2,3 " 
4,4 " 

1,53 

9,043 
9,308 

IG,530 
17,530 
13,436 
12,091 

38,2 
41,6 
47,0 
48,0 
46,7 
44,2 

Specifisches 
Trocken-
gewicht 

54,4 
55,0 
58,4 
58,9 
57,1 
(63,6) 
56,9 

45,7 
51,1 
,55,8 
55,5 
55,5 

(57,6) 
(56,5) 
54,1 

42,7 
48,2 
55,2 
56,6 
55,7 
49,6 

46,5 
48,4 
55,4 
57,2 
55,3 
52,1 

Schwinden 

pet. 

15,7 
13,9 
14,3 
15,5 
14,2 
12,5 
14,7 

11,4 
13,3 
13,4 
12,8 
13,9 
14,3 
9,5 

14,1 

10,2 
12,5 
10,9 
15,2 
15,0 
12,1 

17,7 
13,8 
13,4 
13,4 
15,6 
15,2 

Mit dem Sinken des Zuwachses in den letzten Perioden vermindert sich 

auch in auffallender Weise die Qualitiit des Holzes. 

Ohne zuniichst auf die Frage einzugehen, ob und welchen Einfluss auf 

die Qualitiit des Holzes die Richtung zur Himmelsgegend ausiibt, geben die 

obigen sowie die nachfoIgenden Zusammenstellungen zugleich zu erkennen, 

dass das HoIz von un ten nach oben an Qualitiit abnimmt. Hei allen nicht 



42 Kapite] V. 

unterdriickten Biiumen tritt dies Gesetz gleichmiissig scharf hervor und er

kliirt sich in einfacher Weise. 

Die Abnahme der Qualitiit von unten nach oben steht im Zusammenhange 

mit del' Abnahme des Massenzuwachses nach oben. Die Seite 35 besprochene 

und so auffiillige Verschiebung der cam bialen Thatigkeit der unteren Baum

regionen in die bessere Jahreszeit hat nicht allein zur Folge, dass mehr 

Holz, sondern auch, dass besseres Holz dort erzeugt wird. Wir werden 

spiiter bei den Zusammenstellungen del' Untersuchungen zahlreicher Biiume 

verschiedener Bestiinde sehen, dass die Abnahme der Qualitiit von unten nach 

oben die allgemeine Regel ist, clie nur Ausnahmon erleidet bei sehr dicht ge

schlossenen Bestiinden und unterdruckten Baumen. 

Auch drei aus dem Niirnberger Reichswalde stammen de Kiefern bestii

tigen das Gesagte in vollstem Maasse. Mit cler schon nach dem 30-40. 

Lebensjahre in allen Baumhohen abnehmenden Zuwachsgrosse geriith die 

Qualitiit des Holzes ins Sinken, welches so fort ins Gegentheil umschliigt, 

sobald periodisch, wie z. B. in del' letzten 10 jahrigen Periode der Zuwachs 

wieder steigt. 

A. 85jahrige Kiefer aus dem Nurnberger Reichswalde. 

-- - -

I Specifisches 
Substanz-

Jiihrlicher menge 
A ] t e r J ahrringbreite Fl§chen- pro 100 cc 'frocken- Schwind en 

zuwachs Frisch- gewicht 
volumen pet. 

11/2 m Hohe. Radius 12,25 cm. 

76-85 0,65 Splint 4,870 42,5 48,2 11,7 
66-75 0,55 

" 
3,914 37,8 43,7 13,5 

44-65 0,63 
" 

4,138 40,7 46,4 12,5 
34-43 1,3 

" 
7,351 44,9 51,2 12,3 

24-33 1,7 Mitte 8,011 47,6 53,8 11,6 
14-23 2,4 Kern 8,219 47,2 51,1 8,3 
6-13 4,62 

" 
6,974 43,4 47,2 8,3 

Durchschnitt 1,46 5,893 -H,O 48,8 9,8 

6 m Hohe. Radius 9,5 cm. 

76-85 0,55 Splint 3,188 35,4 39,6 10,3 
66-75 0,55 2,998 33,3 37,1 10,1 
44-65 0,68 

" 
3,280 37,2 41,5 10,3 

34-43 1,3 5,105 40,2 45,3 13,1 
24-33 2,25 Kern 6,326 39,0 43,2 9,9 
15-23 3,60 3,911 37,4 40,8 8,3 

Durchschnitt 1,31 3,993 37,6 41,8 10,1 
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unterdriickten Biiumen tritt dies Gesetz gleichmiissig scharf hervor und er

kliirt sich in einfacher Weise. 

Die Abnahme der Qualitiit von unten nach oben steht im Zusammenhange 

mit del' Abnahme des Massenzuwachses nach oben. Die Seite 35 besprochene 

und so auffiillige Verschiebung der cam bialen Thatigkeit der unteren Baum

regionen in die bessere Jahreszeit hat nicht allein zur Folge, dass mehr 

Holz, sondern auch, dass besseres Holz dort erzeugt wird. Wir werden 

spiiter bei den Zusammenstellungen del' Untersuchungen zahlreicher Biiume 

verschiedener Bestiinde sehen, dass die Abnahme der Qualitiit von unten nach 

oben die allgemeine Regel ist, clie nur Ausnahmon erleidet bei sehr dicht ge

schlossenen Bestiinden und unterdruckten Baumen. 

Auch drei aus dem Niirnberger Reichswalde stammen de Kiefern bestii

tigen das Gesagte in vollstem Maasse. Mit cler schon nach dem 30-40. 

Lebensjahre in allen Baumhohen abnehmenden Zuwachsgrosse geriith die 

Qualitiit des Holzes ins Sinken, welches so fort ins Gegentheil umschliigt, 

sobald periodisch, wie z. B. in del' letzten 10 jahrigen Periode der Zuwachs 

wieder steigt. 

A. 85jahrige Kiefer aus dem Nurnberger Reichswalde. 

-- - -

I Specifisches 
Substanz-

Jiihrlicher menge 
A ] t e r J ahrringbreite Fl§chen- pro 100 cc 'frocken- Schwind en 

zuwachs Frisch- gewicht 
volumen pet. 

11/2 m Hohe. Radius 12,25 cm. 

76-85 0,65 Splint 4,870 42,5 48,2 11,7 
66-75 0,55 

" 
3,914 37,8 43,7 13,5 

44-65 0,63 
" 

4,138 40,7 46,4 12,5 
34-43 1,3 

" 
7,351 44,9 51,2 12,3 

24-33 1,7 Mitte 8,011 47,6 53,8 11,6 
14-23 2,4 Kern 8,219 47,2 51,1 8,3 
6-13 4,62 

" 
6,974 43,4 47,2 8,3 

Durchschnitt 1,46 5,893 -H,O 48,8 9,8 

6 m Hohe. Radius 9,5 cm. 

76-85 0,55 Splint 3,188 35,4 39,6 10,3 
66-75 0,55 2,998 33,3 37,1 10,1 
44-65 0,68 

" 
3,280 37,2 41,5 10,3 

34-43 1,3 5,105 40,2 45,3 13,1 
24-33 2,25 Kern 6,326 39,0 43,2 9,9 
15-23 3,60 3,911 37,4 40,8 8,3 

Durchschnitt 1,31 3,993 37,6 41,8 10,1 
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B. 90jiihrige Kiefer aus dem Niirnberger Reichswalde. 

A I t e r 

81-90 
61-80 
41-60 
31-40 
21-30 
7-20 

Durchschnitt 

81-90 
61-80 
41-60 
31-40 
21-30 
15-20 

Durchschuitt 

1- Jahrringbreitel 

I I 

11/2 m 

0,55 Splint 

0,58 " 
1,1 
2,2 Kern 
2,1 
3,6 

1,61 

Jiihrlicher 
Fliichen
zuwachs 

SubstallZ
menge 

pro 100 cc 
Frisch

volumen 

Hohe. Radius 13,5 cm. 

4,570 35,8 
4,471 3i,4 
7,395 36,4 

11,750 42,3 
8,379 40,8 
8,796 3~J,9 

6,816 38,6 

6 m Hohe. Radius 12,0 cm. 

0,8 Splint 

0,75 " 
1,2 
2,1 Kern 

2,8 " 
4,0 " 

1,58 

5,831 
4,925 
ti,409 
8,246 
6,686 
3,015 
5,952 

33,0 
32,0 
3i\,1 
37,5 
38,1 
34,3 
:14,6 

speCifisches l 
I 

'Trocken
gewicht 

40,4 
38,7 
41,0 
46,8 
46,0 
44,2 
43,2 

37,1 
35,8 
37,3 
41,8 
42,9 
38,0 
:l8,8 

Schwinden 

pet. 

11,7 
11,1 
11,3 
9,fi 

11,3 
9,7 

10,6 

11,1 
10,4 
11,2 
10,:1 
11,:1 
9,9 

10,8 

C. 92jiihrige Kiefer aus dem Nurnberger Reichswalde. 

80-92 
70-79 
60-69 
50-59 
41-49 
31-40 
21-30 
6-20 

Durchschnitt 

80-92 
70-79 
60-69 
50-59 
41-49 
31-40 
21-30 
6-20 

Durchschnitt 

11/2 ID. 
1,0 Splint 

0,5 " 
1,0 
1,3 
0,8 

" 

1,8 Kern 

4,5 
1,79 

11/2 ID. 
0,85 Splint 

0,4 " 
1,0 
1,4 
0,9 
1,8 Kern 
2,2 
4,2 

1,52 

Siidseite. 

9,644 
4,540 
8,608 

10,251 
5,(144 

11,649 
11,473 
10,824 
9,244 

Nordseite. 

7,948 
3,569 
8,482 

10,820 
6,255 

11,19G 
10,920 
10,336 
8,880 

Radius 16,0 cm. 

50,2 
42,4 
49,9 
50,8 
43,G 
47,5 
42,6 
;18,7 
45,5 

Radius 15,8 cm. 

I 

I 
.1 

46,9 
40,0 
48,7 
5:],8 
46,5 
50,9 
45,3 
42,7 
47,3 

58,9 
49,7 
5\1,5 
59,3 
50,1 
5:1,8 
48.;\ 
4:1,0 
52,2 

55,1 
45,4 
57,7 
59,G 
53,5 
58,1 
51,1 
46,9 
53,8 

14,9 
14,7 
15,5 
14,2 
13,0 
11,S 
11,9 
~),8 

12,8 

1:1,~) 

11,8 
15,5 
11,3 
13,0 
12,4 
11,4 
9,0 

12,1 

Die A bhlingigkeit cler Holzqualitat von dem Steigen unrl Fallen etc. 43 

B. 90jiihrige Kiefer aus dem Niirnberger Reichswalde. 

A I t e r 

81-90 
61-80 
41-60 
31-40 
21-30 
7-20 

Durchschnitt 

81-90 
61-80 
41-60 
31-40 
21-30 
15-20 

Durchschuitt 

1- Jahrringbreitel 

I I 

11/2 m 

0,55 Splint 

0,58 " 
1,1 
2,2 Kern 
2,1 
3,6 

1,61 

Jiihrlicher 
Fliichen
zuwachs 

SubstallZ
menge 

pro 100 cc 
Frisch

volumen 

Hohe. Radius 13,5 cm. 

4,570 35,8 
4,471 3i,4 
7,395 36,4 

11,750 42,3 
8,379 40,8 
8,796 3~J,9 

6,816 38,6 

6 m Hohe. Radius 12,0 cm. 

0,8 Splint 

0,75 " 
1,2 
2,1 Kern 

2,8 " 
4,0 " 

1,58 

5,831 
4,925 
ti,409 
8,246 
6,686 
3,015 
5,952 

33,0 
32,0 
3i\,1 
37,5 
38,1 
34,3 
:14,6 

speCifisches l 
I 

'Trocken
gewicht 

40,4 
38,7 
41,0 
46,8 
46,0 
44,2 
43,2 

37,1 
35,8 
37,3 
41,8 
42,9 
38,0 
:l8,8 

Schwinden 

pet. 

11,7 
11,1 
11,3 
9,fi 

11,3 
9,7 

10,6 

11,1 
10,4 
11,2 
10,:1 
11,:1 
9,9 

10,8 

C. 92jiihrige Kiefer aus dem Nurnberger Reichswalde. 

80-92 
70-79 
60-69 
50-59 
41-49 
31-40 
21-30 
6-20 

Durchschnitt 

80-92 
70-79 
60-69 
50-59 
41-49 
31-40 
21-30 
6-20 

Durchschnitt 

11/2 ID. 
1,0 Splint 

0,5 " 
1,0 
1,3 
0,8 

" 

1,8 Kern 

4,5 
1,79 

11/2 ID. 
0,85 Splint 

0,4 " 
1,0 
1,4 
0,9 
1,8 Kern 
2,2 
4,2 

1,52 

Siidseite. 

9,644 
4,540 
8,608 

10,251 
5,(144 

11,649 
11,473 
10,824 
9,244 

Nordseite. 

7,948 
3,569 
8,482 

10,820 
6,255 

11,19G 
10,920 
10,336 
8,880 

Radius 16,0 cm. 

50,2 
42,4 
49,9 
50,8 
43,G 
47,5 
42,6 
;18,7 
45,5 

Radius 15,8 cm. 

I 

I 
.1 

46,9 
40,0 
48,7 
5:],8 
46,5 
50,9 
45,3 
42,7 
47,3 

58,9 
49,7 
5\1,5 
59,3 
50,1 
5:1,8 
48.;\ 
4:1,0 
52,2 

55,1 
45,4 
57,7 
59,G 
53,5 
58,1 
51,1 
46,9 
53,8 

14,9 
14,7 
15,5 
14,2 
13,0 
11,S 
11,9 
~),8 

12,8 

1:1,~) 

11,8 
15,5 
11,3 
13,0 
12,4 
11,4 
9,0 

12,1 
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C. 92jiihrige Kiefer aus dem Niirnberger Reiehswalde. 

Substanz-
Specifiscbes Jahrlicber menge 

A I t e r Jabrringbreite Flacben- pro 100 cc Trocken- Scbwinden 

zuwachs Friscb- gewicht 
volumen pet. I 

11/2 m. Westseite. Radius 13,6 em. 
80-92 0,85 Splint 6,938 50,0 59,1 14,0 
70-79 0,45 

" 
3,470 43,9 53,6 15,1 

60-6f) 0,75 
" 

5,502 50,2 58,8 14,6 
50-59 0,9 

" 
6,136 bO,2 57,2 12,2 

41-49 0,77 
" 

4,911 45,2 52,7 14,3 
31-40 1,5 Kern 8,435 52,4 59,6 12,1 
21-30 1,7 7,851 45,4 51,1 11,2 
9-20 4,64 

" 
9,480 38,7 43,0 10,1 

Durcbschnitt 1,58 6,756 45,6 52,0 14,1 

11/2 m. Ostseite. Radius 13,7 em. 
80-92 1,0 Splint 8,199 50,7 59,5 14,9 
70-79 0,4 

" 
3,066 43,4 48,5 10,5 

60-69 0,7 5,125 50,2 59,1 15,0 
50-59 1,3 8,699 (56,6) kienig (65,1) kienig 13,1 
41-49 0,77 

" 
4,716 (63,9) kienig (74,6) kienig 11,1 

31-40 1,8 Kern 9,501 (56,9) kienig (65,5) kienig 13,0 
21-30 2,0 " 8,168 45,4 51,5 11,6 
9-20 4,58 , 7,919 41,6 47,0 11,6 

Durcbscbnitt 1,63 7,019 50,6 58,2 13,0 

6 m. Siidseite. Radius 14,0 em. 
80-92 1,0 Splint 8,388 45,2 51,5 13,5 
70-79 0,5 

" 
3,912 37,8 42,8 11,7 

60-69 0,9 
" 

6,644 43,9 51,5 14,5 
50-59 1,4 9,324 44,7 51,9 13,9 
41-49 0,9 Mitte 5,306 44,0 50,0 12,0 
31-40 2,3 Kern 11,489 43,3 48,7 11,4 
21-30 4,0 

" 
12,063 41,0 45,7 10,4 

15-20 4,2 4,073 39,3 43,7 10,0 
Durcbscbnitt 1,79 7,894 43,0 48,9 13,9 

6 m. Nordseite. Radius 13,5 em. 
80-92 1,2 Splint 7,481 40,2 46,2 13,0 
70-79 0,6 

" 
4,.'124 36,8 41,0 10,4 

60-69 0,8 
" 

5,680 41,4 47,7 13,3 
50-59 1,2 

" 
7,766 41,8 49,0 14,7 

41-49 0,7 Mitte 4,569 38,5 44,6 13,7 
31-40 2,1 Kern 10,490 41,3 46,1 10,4 
21-30 4,1 12,494 38,7 43,5 11,0 
15-20 2,8 

" 
4,105 37,7 41,8 9,8 

Durchschnitt 1,73 7,340 40,0 45,5 13,9 
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C. 92jiihrige Kiefer aus dem Niirnberger Reiehswalde. 

Substanz-
Specifiscbes Jahrlicber menge 

A I t e r Jabrringbreite Flacben- pro 100 cc Trocken- Scbwinden 

zuwachs Friscb- gewicht 
volumen pet. I 

11/2 m. Westseite. Radius 13,6 em. 
80-92 0,85 Splint 6,938 50,0 59,1 14,0 
70-79 0,45 

" 
3,470 43,9 53,6 15,1 

60-6f) 0,75 
" 

5,502 50,2 58,8 14,6 
50-59 0,9 

" 
6,136 bO,2 57,2 12,2 

41-49 0,77 
" 

4,911 45,2 52,7 14,3 
31-40 1,5 Kern 8,435 52,4 59,6 12,1 
21-30 1,7 7,851 45,4 51,1 11,2 
9-20 4,64 

" 
9,480 38,7 43,0 10,1 

Durcbschnitt 1,58 6,756 45,6 52,0 14,1 

11/2 m. Ostseite. Radius 13,7 em. 
80-92 1,0 Splint 8,199 50,7 59,5 14,9 
70-79 0,4 

" 
3,066 43,4 48,5 10,5 

60-69 0,7 5,125 50,2 59,1 15,0 
50-59 1,3 8,699 (56,6) kienig (65,1) kienig 13,1 
41-49 0,77 

" 
4,716 (63,9) kienig (74,6) kienig 11,1 

31-40 1,8 Kern 9,501 (56,9) kienig (65,5) kienig 13,0 
21-30 2,0 " 8,168 45,4 51,5 11,6 
9-20 4,58 , 7,919 41,6 47,0 11,6 

Durcbscbnitt 1,63 7,019 50,6 58,2 13,0 

6 m. Siidseite. Radius 14,0 em. 
80-92 1,0 Splint 8,388 45,2 51,5 13,5 
70-79 0,5 

" 
3,912 37,8 42,8 11,7 

60-69 0,9 
" 

6,644 43,9 51,5 14,5 
50-59 1,4 9,324 44,7 51,9 13,9 
41-49 0,9 Mitte 5,306 44,0 50,0 12,0 
31-40 2,3 Kern 11,489 43,3 48,7 11,4 
21-30 4,0 

" 
12,063 41,0 45,7 10,4 

15-20 4,2 4,073 39,3 43,7 10,0 
Durcbscbnitt 1,79 7,894 43,0 48,9 13,9 

6 m. Nordseite. Radius 13,5 em. 
80-92 1,2 Splint 7,481 40,2 46,2 13,0 
70-79 0,6 

" 
4,.'124 36,8 41,0 10,4 

60-69 0,8 
" 

5,680 41,4 47,7 13,3 
50-59 1,2 

" 
7,766 41,8 49,0 14,7 

41-49 0,7 Mitte 4,569 38,5 44,6 13,7 
31-40 2,1 Kern 10,490 41,3 46,1 10,4 
21-30 4,1 12,494 38,7 43,5 11,0 
15-20 2,8 

" 
4,105 37,7 41,8 9,8 

Durchschnitt 1,73 7,340 40,0 45,5 13,9 
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c. 92jahrige Kiefer aus dem Niirnberger Reichswalde. 

A 1 t e r 

80-92 
70-79 
60-6~) 

50-59 
41-49 
31-40 
21-30 
15--20 

Durchschnitt 

I Jahl'ringbreite 
Jiihrlicher 
Fliichen
zuwach~ 

Substanz
meng-e 

pro 100 cc 
Frisch
volumen 

Specifisches 
Trocken
gewicht 

6 m Hohe. Westseite. Radius 11,9 cm. 

0,77 Splint 
0,50 

" 
" 

0,8 
1,2 
0,77 

" 1,9 Kern 
:3,2 " 
4,33 " 

1,53 

5,510 
3,346 
5,026 
6,786 
3,934 
8,0.18 
8,444 
3,540 
5,703 

43,2 
38,5 
42,8 
42,2 
40,2 
41,1 
38,9 
3!),4 
40,8 

49,G 
43,7 
49,0 
49,0 
44,4 
46,G 
43,4 
44,3 
46,4 

6 m Hohe. Ostseite. Radius 12,5 cm. 

Schwinden 

pCt. 

12,9 
11,8 
12,7 
13,8 
~l,4 

11,9 
11,2 
10,8 
12,0 

80-92 0,85 Splint G,3.'i3 39,1 44,2 11,7 
70-79 0,45" 3,160 34,7 39,G 12,5 
GO-G9 0,70" 4,GG2 38,9 44,1 11,8 
50-59 1,10" G,704 41,8 49,8 14,3 
41- 49 0,83 4,.'i9~ 38,4 42,7 10,0 
31-40 2,0 Kern 9,29~) 41,4 47,2 12,3 
21-30 3,70" 10,578 3~),3 44,7 11,9 
15-20 4,50 3,81G 38,8 43,2 10,0 

Durchschnitt 1,60 6,293 39,6 45,1 12,3 

Die Entartung des Bodens durch iibertriebenes Streuwehen tritt hier in 

recht auffallencl ungiinstiger Weise zu Tage. Die bessere Qualitat cles Holzes 

cler letzten zehn Jahre steht im Zusammenhange mit einer starkeren Licht
stellung in Folge von Schneebruchbeschaclignng. 

Die Abnahme del' Holzgiite nach oben ist anch bei diesen Baumen eine 

sehr in die Augen tretende. 

Die nachfolgende Zusammenstellung giebt Zn wachsgang und Qualitat 

einer 80 jahrigen Kiefer, welche zwischen Fichten eingesprengt seit 40 Jahren 

etwa stark iiberwachsell und unterdriickt worden ist. 

80jahrige Kiefer, seit 40 J a h r ellS tar k u II t e r d r ii c k t. Forst Kasten. 

I 
J 'h "log h"it, I 

Substanz-
Jiihrlicher meng-e S pecifisches 

A I t e r l!']iichen- pro 100 cc Trocken- Schwinden 

zllwachs Friscb- gewicht 
volllmen pCt. 

1,3 m Hohe. Lange Scito. Radius 17,05. 

61-80 (20) 0,125 Splint I 1,329 32,6 34,9 G,7 
52-60 (9) 0,22 " , 2,331 32,7 3R,7 8,3 

Die Abhangigkeit del' I-Iolzqualitiit von dem Steigen und Fallen etc. 45 

c. 92jahrige Kiefer aus dem Niirnberger Reichswalde. 

A 1 t e r 

80-92 
70-79 
60-6~) 

50-59 
41-49 
31-40 
21-30 
15--20 

Durchschnitt 

I Jahl'ringbreite 
Jiihrlicher 
Fliichen
zuwach~ 

Substanz
meng-e 

pro 100 cc 
Frisch
volumen 

Specifisches 
Trocken
gewicht 

6 m Hohe. Westseite. Radius 11,9 cm. 

0,77 Splint 
0,50 

" 
" 

0,8 
1,2 
0,77 

" 1,9 Kern 
:3,2 " 
4,33 " 

1,53 

5,510 
3,346 
5,026 
6,786 
3,934 
8,0.18 
8,444 
3,540 
5,703 

43,2 
38,5 
42,8 
42,2 
40,2 
41,1 
38,9 
3!),4 
40,8 

49,G 
43,7 
49,0 
49,0 
44,4 
46,G 
43,4 
44,3 
46,4 

6 m Hohe. Ostseite. Radius 12,5 cm. 

Schwinden 

pCt. 

12,9 
11,8 
12,7 
13,8 
~l,4 

11,9 
11,2 
10,8 
12,0 

80-92 0,85 Splint G,3.'i3 39,1 44,2 11,7 
70-79 0,45" 3,160 34,7 39,G 12,5 
GO-G9 0,70" 4,GG2 38,9 44,1 11,8 
50-59 1,10" G,704 41,8 49,8 14,3 
41- 49 0,83 4,.'i9~ 38,4 42,7 10,0 
31-40 2,0 Kern 9,29~) 41,4 47,2 12,3 
21-30 3,70" 10,578 3~),3 44,7 11,9 
15-20 4,50 3,81G 38,8 43,2 10,0 

Durchschnitt 1,60 6,293 39,6 45,1 12,3 

Die Entartung des Bodens durch iibertriebenes Streuwehen tritt hier in 

recht auffallencl ungiinstiger Weise zu Tage. Die bessere Qualitat cles Holzes 

cler letzten zehn Jahre steht im Zusammenhange mit einer starkeren Licht
stellung in Folge von Schneebruchbeschaclignng. 

Die Abnahme del' Holzgiite nach oben ist anch bei diesen Baumen eine 

sehr in die Augen tretende. 

Die nachfolgende Zusammenstellung giebt Zn wachsgang und Qualitat 

einer 80 jahrigen Kiefer, welche zwischen Fichten eingesprengt seit 40 Jahren 

etwa stark iiberwachsell und unterdriickt worden ist. 

80jahrige Kiefer, seit 40 J a h r ellS tar k u II t e r d r ii c k t. Forst Kasten. 

I 
J 'h "log h"it, I 

Substanz-
Jiihrlicher meng-e S pecifisches 

A I t e r l!']iichen- pro 100 cc Trocken- Schwinden 

zllwachs Friscb- gewicht 
volllmen pCt. 

1,3 m Hohe. Lange Scito. Radius 17,05. 

61-80 (20) 0,125 Splint I 1,329 32,6 34,9 G,7 
52-60 (9) 0,22 " , 2,331 32,7 3R,7 8,3 



46 Kapitel V. 

80jiihrige Kiefer, seit 40 Jahren stark unterdriickt. Forst Kasten. 

A I t e r 

43-51 (9) 
33-42 (10) 
28-32 (5) 
23-27 (5) 
18-22 (5) 
10-17 (8) 
Durchschnitt 

53-80 (20) 
44-52 (9) 
33-43 (11) 
28-32 (5) 
23-27 (5) 
18-22 (5) 

12-17 (6) 
Durchschnitt 

61-80 (20) 
52-60 (9) 

43-51 (9) 
38-42 (5) 
33-37 (5) 
25-32 (8) 
Durchschnitt 

61-75 (15) 
52-60 (9) 
43-51 (9) 
38-42 (5) 
33-37 (5) 
24-32 (9) 
Durchschnitt 

I 
I 

I 
! 
; 
I 

I 

I 
I 

Jiihrlicher 
Substanz-

I SpeCifisches menge 
J ahrringbreite Fliichen- pro 100 cc Trocken-

zuwachs Frisch-

I 

gewicht 
volumen 

0,77 Splint 7,942 36,1 I 37,6 
2,70 

" 
24,683 38,6 42,9 

4,6 Kern 34,828 50,3 harzig 54,2 
5,4 

" 
32,402 49,0 harzig 52,2 

5,4 
" 

23,242 46,7 haf7.ig 50,i) 
6,9 

" 
11,878 

I 
48,4 harzig 50,8 

2,40 12,862 43,9 47,5 

1,3 m Hohe. Kurze Seite. Radius 13,05 
0,10 Splint 

0,39 " 
1,82 " 
3,4 Kern 

5,0 " 
5,0 " 
6,3 " 

1,84 

7 m Hohe. 
0,30 Splint 

1,33 " 
1,90 " 
4,4 Kern 

4,6 " 
5,0 " 

2,14 

0,813 
3,098 

13,137 
20,616 
23,718 
15,866 
7,560 
7,535 

34,1 
34,3 
37,4 
38,9 
37,1 
39,2 

47,7 harzig 
38,8 

36,6 
37,0 
42,9 
42,9 
39,8 
42,0 
51,4 
42,7 

Lange Seite. 
2,205 

Radius 12,0. 

9,048 
11,097 
20,458 
14,884 
6,259 
8,078 

35,9 
36,7 
34,6 
36,8 
3.'i,1 

37,2 harzig 
35,9 

39,5 
39,8 
39,6 
41,0 
38,3 
40,2 
39,8 

7 m Hohe. Kurze Seite. Radius 8,05. 
0,133 Splint 

0,28 " 
1,11 " 
3,0 Kern 

3,0 " 
4,0 " 

1,44 

0,666 
1,348 
4,957 

11,028 
8,200 
4,523 
3,635 

31,7 
28,5 
34,8 
37,0 
33,8 

36,6 harzig 
35,2 

35,1 
32,6 
38,6 
41,7 
36,9 
39,1 
39,0 

I 

I 
I 

Schwinden 

pet. 

8,3 
9,9 
7,3 
6,0 
7,1 
5,0 
7,6 

7,0 
7,3 

12,8 
9,3 
7,1 
8,1 
7,0 
9,1 

9,1 
7,7 

12,6 
10,2 
8,2 
7,4 
9,8 

9,7 
12,5 
9,9 

11,3 
8,1 
7,9 
9,8 

Was zuniichst den Massenzuwachs betrifft, so zeigt die lange Seite auf 

Brusthohe 8 Jahresringe mehr, als die kurze Seite, auf 7 m Baumhohe 

hat die lange Seite noch urn 5 Ringe mehr, als die kurze Seite. 

Es liegt III dieser Erscheinung ellie interessante Bestatigung meiner 

iilteren Beobachturlgen, aus denen hervorging, dass in Folge starker Unter-
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I 

I 
! 
; 
I 

I 

I 
I 
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I 
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Es liegt III dieser Erscheinung ellie interessante Bestatigung meiner 

iilteren Beobachturlgen, aus denen hervorging, dass in Folge starker Unter-
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driickung in den unteren Baumtheilen gar kein Zuwachs mehr erfolgt. Das 

Aussetzen der Jahrringbildung hat an diesem Baume, der sehr nahe an einer 
iiberRchirmenden Fichte stand, nur auf der Seite stattgefunden, welche del' 

Fichte zugekehrt ist. Del' geringe Zuwachs del' langen Seite, del' nur noch 

0,1 mm Ringbreite betragt, ist von minimaler Qualitat und zeigt ein speci

fisches Trockengewicht von 34,9, ja auf 7 m Hohe ist zuletzt Holz von 32,6 

specifischem Gewicht erzeugt worden. Auf der langen, also der der beasteten 

Seito der Krone entsprechenden Seite ist die Zuwachsform entsprechend den 

unterdriickten Baumen, d. h. seit 40 Jahren von oben nach unten an Masse 
abnehmend. Dem entsprechend nimmt in dieser Zeit auch die Qualitat von 

oben nach unten ab, wahrend vor der Periode der Unterdriickung Masse und 
Qualitat nach unten zunahm. 

1m Anschluss an die vorstehend besprochene unterdriickte Kiefer gebe 

ieh nachstehend die Ergebnisse der Untersuchung einer 70 jahrigen stark 

unterdriickten Fiehte. 

70jahrige sehr stark unterdriiekte Fichte von 9 m Hohe und 
10,35 cm Durehmesser. 

Jiihrlicher Substanz-
Specifisches menge 

A I t e r Jahrringbreite Fliichen- pro 100 cc Trocken- Schwinden 
zuwachs Frisch- gewicht 

mm qcm volumen pet. 

11/2 m Hohe. Siidseite. Radius 5,7 em. 
51-70 (17) 0,12 0,352 43,7 48,2 9,4 
44-50 (7) 0,29 0,970 45,5 52,5 13,3 
34-43 (10) 0,80 1,463 48,2 53,3 9,5 
14-33 (20) 2,25 3,185 37,4 40,4 9,3 
Durchschnitt 1,02 1,890 41,0 45,0 9,7 

11/2 m Hohe. Nordseite. Radius 4,65 cm. 
51-70 (17) 0,12 0,286 41,8 46,1 9,4 
44-50 (7) 0,36 0,970 43,8 50,0 12,5 
34-43 (10) 0,40 1,006 44,2 4~,2 10,2 
14-33 (20) 1,90 2,268 38,8 43,6 11,1 
Durchschnitt 0,86 1,258 40,3 45,3 10,9 

Durchschnitt von Siid und Nord 1,574 40,7 45,2 10,3 

6,7 m Hohe. Siidseite. Radius 3,1 em. 

51-70 (20) 0,15 0,278 41,0 46,4 11,5 
44-50 (7) 0,71 1,144 41,4 48,2 14,1 
34-43 (10) 1,1 1,210 44,2 47,6 7,1 
28-33 (6) 2,0 0,754 52,2 55,4 5,5 
Durch schnitt 0,72 0,702 43,8 48,7 9,9 
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Durch schnitt 0,72 0,702 43,8 48,7 9,9 
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70jiihrige sehr stark unterdriickte Fichte von 9 m Hohe und 

10,35 cm Durchmesser. 

Substanz- I 
Jiihrlicher menge Specifisches 

A I t e r Jahrringbreite Flachen- pro 100 cc Trocken- Schwind en 

zuwachs Friscb- gewicht 
volumen 

i pet. 

6,7 m Hohe. Nordseite. Radius 3,2 cm. 

51-70 (20) 0,15 0,282 42,3 47,4 10,9 
44-50 (7) 0,64 1,061 44,2 50,1 11,7 
34-43 (10) 1,2 1,357 43,2 47,2 8,6 
28-33 (6) 2,0 0,754 47,4 51,8 8,3 
Durcbschnitt 0,74 0,725 43,8 48,6 9,7 

Durchschnitt von Siid und Nord 0,714 43,8 48,6 9,8 

Auch an diesem Baume war seit einer Reihe von Jahren kein Zuwachs 

mehr im unteren Baumtheile erfolgt. Die Unterdriickung hat schon seit dem 

33. Lebensjahre stattgefunden, da seit diesel' Zeit der Massenzuwachs schnell 

in der Abnahme begriffen ist. 

Ich werde spiiter bei Besprechung des Einflusses del' Erziehungsart auf 

die Qualitat des Holzes erklaren, wie es kommt, dass bei unterdriickten 

Biiumen trotz geringeren Quantitiitszuwaehses die QualWit eine relativ grosse 

ist. Allerdings nimmt dieselbe yom 43. Lebensjahre an bei del' unter

driickten Fichte entsprechend der Zuwachsminderung ab, bleibt abel' im 
Ganzen doeh hoher als bei frei erwaehsenen Baumen. 

1m Gegensatze zu del' Qualitiitsveriinderung bei abnehmender Zuwaehs

grosse haben wir noeh auf den Einfluss des Lichtungszuwachses hinzuweisen. 

So lange die Steigerung del' Zuwachsgrosse Folge del' mit dem Alter sieh 

aIlmiilig vergrossernden Baumkrone und 1Vurzel ist, erfolgt, wie wir gesehen 

haben, eine regelmiissige Steigerung del' Qualitiit. Von wissenschaftliehem 

Interesse und wirthschaftlicher Bedeutung ist es, zu constatiren, dass auch 

dann die Qualitiit steigt, wenn in hoherem Alter in Folge von starken 

Durchforstungen und Lichtungshieben odeI' oft sogar nach volligen Frei

stellungen der Zuwachs plotzlich bedeutend gehoben wird. 

Es mag hier zuniichst die Zusammenstellung del' Untersuchungsresultate an 

einer 60 jiihrigen, seit 10 Jahren vollig frei gestellten Fichte des Kranzberger 

Forstes folgen. Weitere Mittheilungen folgen Seite 68. 

In Folge del' Freistellung und mit Entwickelung einer reich benadelten 

Krone ist der Zuwachs so bedeutend gestiegen, dass auf Brusthohe in den 

letzten [, Jahren del' dreifache Zuwachs von dem erfolgte, del' 10 Jahre 

zuvor sieh ergab. Bei 6,7 m Hohe hat sich del' Zuwaehs verduppelt, bei 

11,9 m Hohe ist er auf das Einundeinhalbfache gestiegen. 
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60jahrige dominirende, im Bestande erwachsene, VOl' 20 Jahren 

licht, seit 10 Jahren vollig frei gesteUte Fichte. 
--

I Jiihrlicher Substanz-
Specifisches menge 

A I t e r I Jahrringbreite Fliichen· pro 100 cc Trocken- Schwinden 

I mm 

zuwachs Frisch- gewicht 
qcm ~olumen pet. 

1li2 m Hohe. Siidseite. Radius 14,2 cm. 
56-60 (5) 4,0 33,176 39,6 46,6 14,9 
51-55 (5) 3,0 21,582 39,0 45,7 14,8 
41-50 (10) 2,0 12,190 37,7 44,1 14,7 
31-40 (10) 2,0 9,676 38,8 45,5 14,7 
21-30 (10) 2,5 8,560 36,9 41,9 12,1 
11-20 (10) 4,2 .5,542 33,7 38,2 11,8 
Durchschni tt 2,84 12,669 38,9 43,9 14,0 

111 12 m. Nordseite. Radius 19,6 cm. 

56-60 (5) 6,4 72,382 35,3 42,2 16,3 
51-55 (5) 4,6 44,076 34,7 40,2 13,7 
41-50 (10) 3,1 24,445 35,2 39,6 11,1 
31-40 (10) 2,7 16,371 36,3 41,3 12,0 
21-30 (10) 3,6 14,702 34,5 38,5 10,4 
11-20 (10) 4,7 6,940 31,1 35,6 12,5 
Durchschnitt 3,92 24,137 35,0 40,0 12,5 

Durchschnitt von Nord und Siid 18,403 36,4 42,0 13,3 

6,7 m. Siidseite. Radius 11,0 cm. 

56-60 (5) 2,4 15,682 39,1 45,5 14,0 
51-55 (5) 2,6 14,948 36,7 43,4 15,3 
41-50 (10) 2,1 9,830 37,5 43,6 14,0 
31-40 (10) 2,3 7,587 38,2 44,4 14,1 
20-30 (11) 3,7 6,897 36,7 42,0 12,9 
Durchschnitt 2,68 9,271 38,3 U,5 14,0 

6,7 m. Nordseite. Radius 14,1 cm. 

56-60 (5) 4,4 35,940 36,9 43,8 15,7 
51-55 (5) 3,2 22,518 35,6 41,1 15,5 
41-50 (10) 2,7 15,083 34,5 40,3 14,0 
31-40 (10) 3,4 12,604 32,8 37,4 12,5 
20-30 (11) 4,7 6,169 32,5 35,5 8,3 
Durchschnitt 3,62 16,020 34,6 39,6 13,1 

Durchschnitt von Nord und Slid 12,646 36,4 42,1 13,5 

11,9 m. Siidseite. Radius 10,2 cm. 

56-60 (5) 2,0 12,190 35,4 40,4 12,5 
51-55 (5) 1,8 9,896 35,3 39,5 10,8 
41- 50 (10) 2,3 10,132 33,7 38,4 12,3 
26-40 (15) 4,0 7,.540 32,4 36,7 10,7 
Durchschnitt 2,91 9,338 3:3,7 38,0 11,5 
Hartig, Das HoIz der deutschen Nadelwaldbaume. 4 
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56-60 (5) 6,4 72,382 35,3 42,2 16,3 
51-55 (5) 4,6 44,076 34,7 40,2 13,7 
41-50 (10) 3,1 24,445 35,2 39,6 11,1 
31-40 (10) 2,7 16,371 36,3 41,3 12,0 
21-30 (10) 3,6 14,702 34,5 38,5 10,4 
11-20 (10) 4,7 6,940 31,1 35,6 12,5 
Durchschnitt 3,92 24,137 35,0 40,0 12,5 

Durchschnitt von Nord und Siid 18,403 36,4 42,0 13,3 

6,7 m. Siidseite. Radius 11,0 cm. 

56-60 (5) 2,4 15,682 39,1 45,5 14,0 
51-55 (5) 2,6 14,948 36,7 43,4 15,3 
41-50 (10) 2,1 9,830 37,5 43,6 14,0 
31-40 (10) 2,3 7,587 38,2 44,4 14,1 
20-30 (11) 3,7 6,897 36,7 42,0 12,9 
Durchschnitt 2,68 9,271 38,3 U,5 14,0 

6,7 m. Nordseite. Radius 14,1 cm. 

56-60 (5) 4,4 35,940 36,9 43,8 15,7 
51-55 (5) 3,2 22,518 35,6 41,1 15,5 
41-50 (10) 2,7 15,083 34,5 40,3 14,0 
31-40 (10) 3,4 12,604 32,8 37,4 12,5 
20-30 (11) 4,7 6,169 32,5 35,5 8,3 
Durchschnitt 3,62 16,020 34,6 39,6 13,1 

Durchschnitt von Nord und Slid 12,646 36,4 42,1 13,5 

11,9 m. Siidseite. Radius 10,2 cm. 

56-60 (5) 2,0 12,190 35,4 40,4 12,5 
51-55 (5) 1,8 9,896 35,3 39,5 10,8 
41- 50 (10) 2,3 10,132 33,7 38,4 12,3 
26-40 (15) 4,0 7,.540 32,4 36,7 10,7 
Durchschnitt 2,91 9,338 3:3,7 38,0 11,5 
Hartig, Das HoIz der deutschen Nadelwaldbaume. 4 
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60jahrige dominirende, im Bestande erwachsene, VOl' 20 Jahren 

licht, seit 10 Jahren v6llig frei gestellte Fichte. 

I h' . 

Substanz-
Specifisches Jahrlicher menge 

A I t e r I Ja rrmgbrelte Flachen- pro 100 cc Trocken- Schwind en 

zuwachs Frisch- gewicht 
volumen pet. 

11,9 m Hohe. Nordseite. Radius 12,7 cm. 
56-60 (5) 3,4 25,316 36,7 43,8 15,5 
51-55 (5) 3,0 19,320 37,6 43,8 14,3 
41-50 (10) 3,0 15,080 35,1 40,6 13,7 
26-40 (15) 4,33 8,849 32,9 37,8 12,9 
Durchschnitt 3,63 14,450 35,3 41,0 13,9 

Durchschnitt von Sud und Nord 11,894 34,5 39,5 12,7 

Vergleicht man mit dem Quantitatszuwachs die Qualitiitsveriinderung, 

so wird es zuniichst auffallen, dass zwar auch die Qualitat in den letzten 

5 Jahren das Maximum erreicht, dass aber die Steigerung gewissermaassen 

eine normale, del' plOtzlichen Zuwachsvergr6sserung nicht entsprechende ist. 

Auf einen aus geschlossenem Bestande pl6tzlich frei gestellten Baum wirken 

zwei Factoren, welche beziiglich del' Qualitat des Lichtungszuwachses ein

ander bekampfen. Die Verbesserung del' Ernahrung sucht entspl'echend del' 

Zunahme des Zuwachses auch die Qualitat zu steigern. Die dil'ecte Insola
tion des Baumes und des Bodens veranlasst ein oft urn mehr als 4 W ochel1 

friihel'es El'wachen del' cambialen Thatigkeit und damit Erzeugung reichlichen 
Friihjahrsholzes. Dadurch ~inkt aber die Qualitat. Die beiden einander sich 
bekampfenden Einfliisse haben in del' ersten 5 jiihrigen Pel'iode des Licht
standes oder schon vorher in Folge der Lichtung durch V orbereitungshiebe 
einen klein en Riickgang in del' Qualitat veranlasst, del' aber in der letzten 
Wuchsperiode wieder iiberwunden ist. Holz von 4 mm Ringbreite zeigt im 

Lichtungszuwachse ein specifisches Gewicht von 46,6, wahrend in del' Jugend 

bei 4,2 mm Ringbreite Holz von 38,2 Gewicht erzeugt wurde. Del' giinstige 

Einfluss einer stiirkeren Durchforstung resp. Durchlichtung tritt auch sehr 

deutlich aus den Zahlen del' nachfolgenden Zusammenstellungen hervor. 

Die 45 jahrigen, also noch sehr jugendlichen Larchen des Niirnberger 

Reichswaldes stehen noch v611ig unter dem Einflusse del' in del' J ugend prii

valirenden Tendenz. zunehmender Qualitiit selbst bei voriibergehender Quan
titatsverminderung, die bei dem ersten Stamme in Folge dichten Stan des 
VOl' der letzten 5 jahrigen Periode sich zu erkennen giebt. Eine starkere 
Durchforstung VOl' 5 Jahren hat den Zuwachs dieses Baumes in Quantitat 
und Qualitat bedeutend gehoben. Bei Beurtheilul1g del' Qualitatsziffern darf 
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Die Abhangigkeit der Holzqualitat von dem Steigen und Fallen etc. 51 

nicht unberucksichtigt bleiben, dass gerade in hervorragendstem Maasse bei 
der Larche die Verkernung eme bedeutende Gewichtszunahme des Rolzes 
herbeifiihrt. 

A. 45jahrige Larche aus dem Nurnberger Reichswalde. 

I 
A I t e r I Jahrringbreite 

Jabrlicher 
Flachen
zuwachs 

1 % m Rohe. Sudseite. 
41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
21-25 
11-20 
7-10 

Durchschnitt 

41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
21-25 
11-20 
7-10 

Durcbscbnitt 

41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
21-25 
11-20 
7-10 

Durchschnitt 

41-45 
36-40 
31- 35 
26-30 
21-25 
11-20 
7-10 

Durchschnitt 

1,4 Splint 

0,6 " 
1,0 " 
1,2 » 

2,2 Kern 

4,0 " 
6,5 • 

2,1)6 

11/2 m Rohe. 
1,4 Splint 

0,8 " 
1,8 " 
1,8 Kern 
2,2 .. 
3,9 » 

7,0 .. 
2,82 

11/2 m Rohe. 
2,2 Splint 
1,0 » 
2,8 Kern 

1,8 " 
2,8 " 
4,6 .. 
6,0 » 

3,11) 

11/2 m Rohe. 
1,4 Splint 
0,7 .. 
1,2 .. 
1,2 .. 
2,2 Kern 

3,7 " 
6,0 .. 

2,U 
Durchschnitt von S., 

N., W., O. 2,74 

8,490 
3,448 
5,498 
6,182 

10,160 
12,064 
6,157 
8,051) 

Nordseite. 
9,368 
5,076 

10,688 
9,670 

10,436 
12,375 
7,477 
9,747 

Westseite. 
16,242 
6,880 

17,594 
10,008 
13,546 
13,585 
4,522 

12,178 

Ostseite. 

8,050 
3,792 
6,146 
5,692 
9,262 

10,996 
4,715 
7,270 

9,312 

SlIbstanz· 
menge 

pro 100 cc 
Frisch

volumen 

Specifisches 
Trocken
gewicht 

Radius 
49,1 
48,3 
48,5 
51,1 
48,5 
45,6 
42,9 
47,3 

Radius 

10,0 cm. 
57,7 
55,3 
58,5 
60,4 
56,2 
51,4 
47,1 
M,I) 

11,0 cm. 
47,9 58,2 
44,6 53,5 
50,3 5R,6 
54,8 61,1 
51,2 58,8 
46,8 53,9 
42,1 46,4 
U,6 M,7 

Radius 12,3 cm. 
55,4 62,1 
51,1 59,7 
61,5 66,4 
58,4 66,9 
52,3 58,9 
45,5 51,3 
41,4 44,4 
1)2,i 58,7 

Radius 9,5 cm. 
48,1 
46,3 
48,6 
54,3 
51,3 
49,3 
41,6 
i9,2 

i9,1 

58,7 
57,3 
58,5 
66,4 
59,9 
54,8 
45,4 
56,8 

56,2 

Schwinden 

pet. 

14,9 
12,5 
17,0 
15,4 
13,8 
11,2 

9,1 
13,0 

17,9 
16,6 
14,1 
10,4 
12,9 
13,0 
9,4 

12,9 

10,7 
14,3 
7,4 

12,8 
11,2 
11,2 
7,5 

10,7 

18,1 
19,1 
17,4 
14,3 
14.3 
10,0 
8,3 

13,i 

12,5 
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der Larche die Verkernung eme bedeutende Gewichtszunahme des Rolzes 
herbeifiihrt. 
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1,4 Splint 
0,7 .. 
1,2 .. 
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2,2 Kern 
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16,242 
6,880 

17,594 
10,008 
13,546 
13,585 
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Ostseite. 

8,050 
3,792 
6,146 
5,692 
9,262 

10,996 
4,715 
7,270 

9,312 

SlIbstanz· 
menge 

pro 100 cc 
Frisch

volumen 

Specifisches 
Trocken
gewicht 

Radius 
49,1 
48,3 
48,5 
51,1 
48,5 
45,6 
42,9 
47,3 

Radius 

10,0 cm. 
57,7 
55,3 
58,5 
60,4 
56,2 
51,4 
47,1 
M,I) 

11,0 cm. 
47,9 58,2 
44,6 53,5 
50,3 5R,6 
54,8 61,1 
51,2 58,8 
46,8 53,9 
42,1 46,4 
U,6 M,7 

Radius 12,3 cm. 
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51,1 59,7 
61,5 66,4 
58,4 66,9 
52,3 58,9 
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Radius 9,5 cm. 
48,1 
46,3 
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54,3 
51,3 
49,3 
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i9,1 

58,7 
57,3 
58,5 
66,4 
59,9 
54,8 
45,4 
56,8 

56,2 

Schwinden 

pet. 

14,9 
12,5 
17,0 
15,4 
13,8 
11,2 

9,1 
13,0 

17,9 
16,6 
14,1 
10,4 
12,9 
13,0 
9,4 

12,9 

10,7 
14,3 
7,4 

12,8 
11,2 
11,2 
7,5 

10,7 

18,1 
19,1 
17,4 
14,3 
14.3 
10,0 
8,3 

13,i 

12,5 
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A. 45jahrige Larche aus dem Nurnberger Reichswalde. 

A 1 t e r 

41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
18-25 

Durchschnitt 

41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
18-25 

Durchschnitt 

41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
18-25 

Durchschnitt 

41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
18-25 

Durchschnitt 

Jahrlicher 
Substanz-

menge Specifisches 
J ahrringbreite Flachen- pro 100 cc Trocken-

zuwachs Frisch- gewicht 
volumen 

10 m Hiihe. Siidseite. Radius 8,1 cm. 
2,0 Splint 

1,2 " 
2,0 Mitte 
3,2 Kern 

4,87 " 
2,89 

9,550 
5,128 
7,540 
9,450 
5,972 
7,361 

46,2 
47,4 
46,4 
48,0 
40,2 
45,5 

53,3 
53,8 
53,4 
54,5 
44,6 
51,7 

10 m Hiihe. Nordseite. Radius 7,0 cm. 
1,8 Splint 

0,6 " 
1,6 " 
2,4 Kern 

·4,75 " 
2,50 

7,408 
2,244 
5,428 
6,636 
5,670 
5,498 

43,3 
38,0 
42,5 
44,9 
41,4 
42,5 

51,6 
43,4 
48,8 
50,3 
45,1 
48,0 

10 m Hiihe. Westseite. Radius 9,4 cm. 
2,4 Splint 

1,2 " 
2,0 Mitte 
4,4 Kern 

5,5 " 
3,36 

13,270 
5,956 
8,922 

15,206 
7,602 
9,914 

49,4 
48,7 
52,9 
46,8 
40,9 
47,0 

58,3 
56,9 
58,7 
52,1 
44,7 
52,9 

10 m H6he. Ostseite. Radius 7,0 cm. 
1,2 Splint 

0,8 " 
2,0 " 
2,6 Kern 
5,3 

2,50 

5,052 
3,118 
6,910 
7,108 
7,037 
5,498 

44,8 
46,1 
43,6 
48,8 
40,5 
U,9 

55,4 
56,3 
51,7 
54,6 
45,0 
52,1 

Durchschnitt von S., 
N., W., O. 2,56 7,068 45,0 51,2 

B. 11/2 m Hiihe. Westseite. Radius 11,5 cm. 
41-45 
36-40 
31-35 
26-30 
16-25 
6-15 

Durchschnitt 

1,4 Splint 
1,4 

1,6 " 
0,8 " 
3,4 Kern 

5,5 " 
2,87 

9,810 
9,192 
9,750 
4,576 

15,381 
9,503 

10,387 

60,3 
57,6 
60,6 
56,3 
49,8 
36,3 
50,9 

66,2 
63,4 
65,0 
59,0 
54,1 
40,0 
55,3 

Schwinden 

pet. 

13,4 
11,8 
12,9 
11,8 
9,9 

11,9 

16,1 
12,5 
7,6 

10,6 
8,2 

11,4 

15,2 
14,5 
9,7 

10,2 
8,6 

11,2 

19,2 
18,2 
15,6 
10,7 
10,0 
13,9 

12,1 

8,9 
9,0 
6,8 
4,4 
8,0 
8,8 
8,0 
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B. 45jahrige Larche aus dem Nurnberger Reichswalde. 
... - - - -- -

Substanz-
Specifisches Jahrlicher menge 

A 1 t e r Jabrringbreite Flachen- pro 100 cc Trocken- Schwinden 

zuwachs Frisch- gewicbt 
volumen pCt. 

11/2 m Hohe. Ostseite. Radius 7,2 cm. 
36-45 0,45 Splint 1,972 48,8 56,7 14,0 
26-35 0,45 

" 
1,845 44,8 53,8 16,6 

16-25 2,1 Mitte 6,927 52,9 60,4 12,4 
6-15 4,2 Kern 5,542 46,7 53,2 12,2 

Durcbscbnitt 1,80 ~,071 ~9,2 1)6,7 13,8 

10 m Hohe. Ostseite. Radius 6,55 cm. 
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Durchschnitt 2,34 4,813 44,9 at,3 12,3 

C. 11/2 m Hohe. Westseite. Radius 14,5 cm. 
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1,6 Splint 11,308 43,6 50,4 13,4 
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I 
1,3 

" 
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31-35 2,0 
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12,190 43,0 49,4 12,9 
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B. 45jahrige Larche aus dem Nurnberger Reichswalde. 
... - - - -- -

Substanz-
Specifisches Jahrlicher menge 
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45jiihrige Larche aus dem Niirnberger Reichswalde. 

Jiihrlicher 
Substanz-

Specifisches menge 
A 1 t e r Jahrringhreite Flachen· pro 100 cc Trocken- Schwinden 

zuwachs Frisch- gewicht 

I volumen pet. 

26-30 I 2,0 Mitte 10,932 51,2 56,3 9,1 
16-25 3,5 Kern 14,184 49,4 54,8 9,8 
6-15 4,7 

" 
6,940 43,5 47,0 7,5 

Durchschnitt 2,91 
I 

10,61)9 ~6,8 1)1,7 9,3 
Durchschnitt von S., 

N., W., O. 2,93 I 1l,20~ I n,7 1)3,1) I 10,7 

10 m Hohe. Westseite. Radius 7,9 cm. 
41-45 2,0 Splint 9,30 50.6 59,4 14,9 
36-40 2,2 

" 
8,778 49,1 57,6 14,8 

3L-35 2,6 Mitte 8,412 50,2 56,4 10,9 
26-30 2,6 Kern 6,290 50,4 56,3 10,3 
19-25 4,6 

" 
4,596 45,2 50,9 11,2 

Durchschnitt 2,93 7,262 '9,1) 1)6,1) 12,1) 

10 m Hohe. Ostseite. Radius 7,2 cm. 
41-45 1,6 Splint 6,836 44,5 52,6 15,4 
36-40 2,0 

" 
7,414 43,4 51,4 15,5 

31-35 2,2 Mitte 6,704 43,9 51,5 14,7 
26-30 2,4 Kern 5,580 49,7 55,0 9,7 
19-25 4,7 4,313 41,6 45,1 7,6 

Durchschnitt 2,66 6,032 U,1 1)0,3 12,1) 

lch hatte bisher. nur von dem Einflusse der Erniihrung auf die Ver
iinderungen in der Qualitat des HoIzes eines Baumes gesprochen, ohne auf 
die Verschiedenheiten Riicksicht zu nehmen, welche derselbe Baum auf seinen 
verschiedenen Seiten zu erkennen giebt. 

Da die meisten der untersuchten Biiume im gleichmiissig geschlossenen 
Bestande erwachsen waren, so zeigten dieselben in der Regel ein recht gut 
concentrisches Wachsthum und hatte ich, um einigermaassen vorhandene 
Verschiedenheiten auszugleichen, immer aus Siiden und Norden die Versuchs
stiicke entnommen und zusammen untersucht. Eine Trennung hiitte die an 
sich kaum zu bewiiltigende Arbeit verdoppelt. Bei einer Anzahl von Biiu
men, die in den vorstehenden Tabellen theilweise vertreten sind, habe ich die 
Untersuchung theils fiir Nord und Siid, theils fur aile vier Himmelsrich
tungen getrennt ausgefiihrt, um zu priifen, ob irgend welche gesetzmiissige 
Verschiedenheiten sich zu erkennen geben. 

Wenn man zuniichst ohne Riicksicht auf die Himmelsgegend in allen 

Fallen, in denen die untersuchten Seiten merklich verschieden stark ent
wickelt sind, die langen Seiten mit den kurzen Seiten vergleicht, so ergiebt 

54 Kapitel V. 

45jiihrige Larche aus dem Niirnberger Reichswalde. 

Jiihrlicher 
Substanz-

Specifisches menge 
A 1 t e r Jahrringhreite Flachen· pro 100 cc Trocken- Schwinden 

zuwachs Frisch- gewicht 

I volumen pet. 

26-30 I 2,0 Mitte 10,932 51,2 56,3 9,1 
16-25 3,5 Kern 14,184 49,4 54,8 9,8 
6-15 4,7 

" 
6,940 43,5 47,0 7,5 

Durchschnitt 2,91 
I 

10,61)9 ~6,8 1)1,7 9,3 
Durchschnitt von S., 

N., W., O. 2,93 I 1l,20~ I n,7 1)3,1) I 10,7 

10 m Hohe. Westseite. Radius 7,9 cm. 
41-45 2,0 Splint 9,30 50.6 59,4 14,9 
36-40 2,2 

" 
8,778 49,1 57,6 14,8 

3L-35 2,6 Mitte 8,412 50,2 56,4 10,9 
26-30 2,6 Kern 6,290 50,4 56,3 10,3 
19-25 4,6 

" 
4,596 45,2 50,9 11,2 

Durchschnitt 2,93 7,262 '9,1) 1)6,1) 12,1) 

10 m Hohe. Ostseite. Radius 7,2 cm. 
41-45 1,6 Splint 6,836 44,5 52,6 15,4 
36-40 2,0 

" 
7,414 43,4 51,4 15,5 

31-35 2,2 Mitte 6,704 43,9 51,5 14,7 
26-30 2,4 Kern 5,580 49,7 55,0 9,7 
19-25 4,7 4,313 41,6 45,1 7,6 

Durchschnitt 2,66 6,032 U,1 1)0,3 12,1) 

lch hatte bisher. nur von dem Einflusse der Erniihrung auf die Ver
iinderungen in der Qualitat des HoIzes eines Baumes gesprochen, ohne auf 
die Verschiedenheiten Riicksicht zu nehmen, welche derselbe Baum auf seinen 
verschiedenen Seiten zu erkennen giebt. 

Da die meisten der untersuchten Biiume im gleichmiissig geschlossenen 
Bestande erwachsen waren, so zeigten dieselben in der Regel ein recht gut 
concentrisches Wachsthum und hatte ich, um einigermaassen vorhandene 
Verschiedenheiten auszugleichen, immer aus Siiden und Norden die Versuchs
stiicke entnommen und zusammen untersucht. Eine Trennung hiitte die an 
sich kaum zu bewiiltigende Arbeit verdoppelt. Bei einer Anzahl von Biiu
men, die in den vorstehenden Tabellen theilweise vertreten sind, habe ich die 
Untersuchung theils fiir Nord und Siid, theils fur aile vier Himmelsrich
tungen getrennt ausgefiihrt, um zu priifen, ob irgend welche gesetzmiissige 
Verschiedenheiten sich zu erkennen geben. 

Wenn man zuniichst ohne Riicksicht auf die Himmelsgegend in allen 

Fallen, in denen die untersuchten Seiten merklich verschieden stark ent
wickelt sind, die langen Seiten mit den kurzen Seiten vergleicht, so ergiebt 



Die Abbiingigkeit der Holzqualitat von dem Steigen und Fallen etc. 55 

sich fiir die Majoritat del' Falle, dass die lange Seite mit breiten Jahres

ringen von besserer Qualitat ist als die engringige Seite. Es kommt das 
urn so mehr zum Ausdruck, je mehr die kraftigere Entwickelung del' Jahres
ringe in das hohere Alter del' Baume fiillt. Unter drei Fallen einmal zeigt 
abel' auch die schwachere Seite eine bessere Qualitat. Bei genauerem Ver

gleich zeigt sich, dass sehr oft periodisch die eine und dann die andere 
Seite bevorzugt ist, und erklart sich das wohl aus dem Umstande, dass ja 

bei Gelegenheit del' Durchforstungen einmal die eine und spater die andere 
Seite freier gestellt und somit in del' Erniihrung gefordert wird. 

Gar keine gesetzmassige Abhangigkeit del' Qualitat lasst sich nach den 
ausgefiihrten Untersuchungen von del' Himmelsrichtung erkennen. Bei Fichten 

ist eben so haufig die Siid- als die Nordseite bevorzugt und oft ist au clem

selben Stamm in del' Jugend die eine, im Alter die andere Seite besser, ja 
die bessere Qualitat ist oft nach Baumhohe auf verschiedenen Seiten gelegen. 

Ich verweise insbesondere auch auf die beiden Kiefern, 19 und 20 del' 

Einzeltabellen. 
Es wiirde uns zu weit fiihren, wenn wir bei den einzelnen Baumen, die 

ich nach diesel' Richtung hin gepriift habe, das vorstehend Gesagte unter

suchen und darthun wollten. Wer sich fiir diese Frage interessirt, wird ja 

leicht die Priifung nach dem vorliegenden Material ausfiihren konnen. 

In del' That scheint im geschlossenen Bestande auf einigermaassen 
ebenem Boden del' Einfluss del' Himmelsrichtung, wenn solcher iiberhaupt 
vorhanden ist, so sehr durch Zufalligkeiten, insbesondere freiere oder be

drangtere Kronenentwickelung nach der einen oder anderen Seite hin, ver
hullt zu werden, dass es ausserst schwer sein wird, jenen of tel'S angenom
menen Einfluss nachzuweisen. Dass bei exeentriseh gewaehsenen Baumen 
sehr oft eine harte und eine weiche Seite zu unterseheiden ist, unterliegt 
keinem Zweifel, und habe ich das ja oben bereits besprochen. 

Kapitel VI. 

Einfluss des Baumalters auf die Qualitat des Rolzes. 

In einfacher Consequenz del' fruher besproehenen Gesetze muss die Qua
litat des Nadelholzes so lange zunehmen, als del' jahrliehe Massenzuwaehs 
am Baume noeh in del' Zunahme begriffen ist. Wie wir aber bei den Er

tragsverhaltnissen zwischen einem laufend jiihrlichen und einem c1urch-
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schnittlichen Jahreszuwachs unterscheiden, so muss dies auch beim Qualitats
zuwachs geschehen, d. h. die Qualitiit des ganzen Baumes nimmt noch zu, 
wenn auch die laufend jahrliche Zuwachsgrosse an Qualitat schon abnimmt, 
bis eben die laufende Qualitat unter das Mittel der ganzen Holzqualitat des 
Baumes herabsinkt. 

Bei Liirche und Kiefer kommt dann noch ein weiterer Factor, die Ver
kernung hinzu, welche den Eintritt der hochsten Durchschnittsgiite noch 
weiter hinausschiebt, als bei solchen Baumen der Fall ist, welche, wie Fichte 
und Tanne, im Wesentlichen keine Veriinderungen im Holzkorper erkennen 
lassen. Bei letzteren lasst sich die Zeit des hOchsten Durchschnittsqualitats
zuwachses leicht und einfach bestimmen, wenn man findet, dass die Qualitiit 
des Splintes gleich der mittleren Qualitiit des ganzen Baumes ist. 

TInter annahernd gleichen Bodenverhiiltnissen zeigen die 25-35 jiihrigen 
Fichten des Forstes Kasten eine Qualitiit von 35,9 Substanzmenge pro 100 
Frischvolumen. 

Die 70-80 jiihrigen Fichten desselben Reviers eine Qualitiit von 37,4, 
wiihrend das Splintholz noch bedeutend besser ist. 

Die 120 jiihrigen Fichten des Bestandes in Kranzberg zeigen eineQua
litiit von 41,5 gr pro 100 Frischvolumen. Die Qualitat des in den letzten 
20-30 Jahren gebildeten Splintholzes ist 41,4 gr pro 100 Frischvolumen, 
steht also der mittleren Qualitat des ganzen Holzes gleich. In dem geschlos
senen 120 jahrigen Bestande ist also der hochste Qualitiitsdurchschnittszuwachs 
gerade erreicht. Ein Blick auf die Einzeltabellen Iiisst erkennen, dass das 
Splintholz bei den meisten Baumen in seiner Giite bedeutend hinter den 
Mittelstiicken zuriieksteht, dass der grosste laufende Qualitatszuwachs wahr
scheinlieh in die 80-100 jahrige Periode gefallen ist. Es zeigt sich aber 
aueh, dass bei einigen Stammen, vermuthlieh solehen, welehe auf dem Wege 
der Durchforstung eine liehtere Stellung erhalten haben, Massen- und Quali
tiitszuwaehs in den letzten 20-30 Jahren noeh im Waehsen begriffen ist 
und unterliegt es keinem Zweifel, dass stiirkere Durchlichtungen behufs Ein
Ieitung der natiirIichen Verjiingung einen bedeutenden Aufschwung des Zu
wachses in doppeltem Sinne zur Folge haben wiirden. 

Mir fehlen Ieider zahlreichere Untersuchungen an sehr alten Fiehten, 
doch bezweifle ich nicht, dass durch Freistellung, wie sie besonders im 
Pliinterwalde erfolgt, eine Steigerung des Massen- und Qualitiitszuwachses an 
kriiftigen Fichten bis liber das 200. Lebensjahr hinaus erreicht werden kann, 
wie Seite 61 zu erkennen ist. 

Die Weisstanne dlirfte sich ahnlich der Fichte verhalten. Die etwa 
100 jiihrigen Biiume des Reviers Kranzberg haben noch einen laufenden 
Qualitiitszuwachs, der mit 38,0 etwas hoher als der Durchschnittszuwachs 
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mit 37,4 steht. Es ist abel' bekannt, wie sehr durch Freistellung del' Zu
wachs del' Tanne im hOheren Alter hinaufgeschroben werden kann. Ich habe 
an 250 jahrige Tannen des Schwarzwaldes nachgewiesen, dass del' Zuwachs 

noch in den letzten Jahren eine fortwiihrende Steigerung erfahren hat. 

Fiir die Kernholz bildenden Kiefern wird die Entscheidung schwieriger, 

weil aus del' Qualitat des laufenden Zuwachses, da diesel' aus Splintholz be

steht, nul' annaherungsweise ein Schluss auf die Qualitiit dieses Holzes im 

Kernholzzustande gezogen werden kann. 
Benlltzt man als Anhalt den laufenden Massenzuwachs, so ergiebt ein 

Blick auf Seite 41, dass an einzeln stehenden Baumen cine Steigerung bis zum 
150. Lebensjahre unter gewohnlichen Verhaltnissen erzielt werden kann. 

In geschlossenen Bestanden zeigte 25 jiihriges Alter eine Qualitat von 

35,7 gr pro 100 Volumen. Del' 70-75 jiihrige Bestand im Forst Kasten 
hat 42,2 gr. Die 80 jiihrigen Baume des Reviers Kranzberg zeigen 42,0, 

die ca. 100 jahrigen Bii,ume daselbst ca. 42,6 gr. 
Fiir die beiden letzten habe ich auch die Durchschnittsqualitiit ues 

Splintkorpers berechnet, welche noch iiber del' Qualitat des ganzen Baumes 
steht, namlich bei den 80 jiihrigen Baumen 42,6, bei den 100 jahrigen Bau
men 43,2 gr zeigt. Offenbar steigt also noch die Giite des Holzes mindestens 
bis zum 100. Lebensjahre. 

Was die Larche betrifft, so ist in dem 70 jahrigen Bestande des Reviers 
Kranzberg bei del' Mehrzahl del' Baume del' Quantitatszuwachs bereits in 

del' Abnahme begriffen. Es ist nul' sehr schwer zu beurtheilen, ob die 

Qualitat bereits unter die Durchschnittsqualitat herabgesunken ist. Del' 

ganze Holzkorper zeigt namlich 48,5 gr pel' 100 Volumen, del' Splint da
gegen nur 44,9 gr. Die Differenz von 3,6 gr diirfte abel' etwa del' Gewichts
zunahme des Larchenholzes beim Uebergang aus dem Splintholzzustande in 
den Kernholzzustand entsprechen. Wie unter gewissen Standortsverhaltnissen 
an isolirten Larchell die Qualitatszunahme bis zum 170. Lebellsjahre steigell 
kann, zeigt Seite 40. 

Was die llachtraglichen Veranderullgen des Nadelholzes durch den 
Process del' Verkernung betrifft, so habe lch in meinen "Untersuchungen II" 
ausfiihrlich dariiber gesprochen und gezeigt, dass es vorzugsweise Gerbstoffe 
sind, welche im Kernholze sich ablagel'll und dabei hohere Oxydationsstufen 

einnehmen, in Folge deren sie einestheils unloslich, anderntheils dunkel ge

farbt werden. Insbesondere wirken dieselben durch Steigerung del' Dauer 

des Holzes u. s. w. vortheilhaft ein, doch wird auch die Dichtigkeit des 
Holzes durch dies en Kernstoff wesentlich gefordert. In wie weit del' Harz

gehalt dabei betheiligt ist, werden die Untersuchungen von Dr. H. MayI' 
demnachst erkennen lassen. 
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Es ist nun ungemein schwer, ja fast unmoglich, mit wissenschaftlicher 

Genauigkeit die Gewichtszunahme des Holzes durch den Verkernungsprocess 

zahlenmiissig festzustellen. Der Umstanu, dass die Qualitiit des Holzes in 

der Jugend geringer ist, als das in hoherem Alter erzeugte, selbst dann oft, 

wenn die Quantitiit nicht mehr wesentlich in der Zunahme begriffen ist, 
verbietet es einfach, die Differenz im Gewichte des Splint- und Kernholzes 

direct als charakteristisch fur die bei der Verkernung eintretende Gewichts
zunahme anzusehen. 

Die individuellen und die durch Standort, Erziehungsweise u. s. w. 

hervorgerufenen, mit der Ernahrung in Beziehung stehenden Verschieden
heiten sind im Allgemeinen weit maassgebender und wirkungsvoller, als die 

durch Verkernung bedingte Gewichtszunahme. Da das dem Kern eines Baumes 

angehOrige Holz in einem jugendlicheren Alter gebildet wurde, als das 
Splintholz, so ist die Veriinderung des Holzes beim Uebergange aus Splint 
in Kern in der Regel weit grosser, als nach den Zahlen unserer Tabelle zu
niichst angenommen werden solIte. 

Kapitel VII. 

Einfluss der Bodengiite auf die Qualitat des Holzes. 

Um den Einfluss der Bodengute auf die Qualitat des Holzes zu erkennen, 
ist es nothwenuig, dass man solche Baume mit einander vergleicht, die unter 
ahnlichen klimatischen Verhiiltnissen, bei gleicher Erziehungsart, gleichem 
Alter u. s. w. erwachsen sind, um dadurch aIle anderen Einflusse moglichst 
auszuschliessen. Dadurch wird nun die Gelegenheit zum Erkennen des Ein
flusses der Bodengute auf die Qualitat des Holzes wesentlich eingeschrankt. 
Immerhin bieten die vorliegenden Untersuchungen auch interessante Auf
schlusse nach dieser Richtung. 

Es bieten sich zuniichst zwei 90 jahrige Kiefernbestiinde zum Vergleiche 

dar. Der eine auf gutem, lehmigem Boden in 500 m Hochlage (Revier 

Kranzberg), der andere auf tiefgriindigem Keupersandboden, welcher durch 

Streunutzung arg herabgekommen ist, in 300 m Hochlage (Nurnberger 

Reichswald). 
Auf 1,5 m iiber dem Boden hat Kranzberg eine Ringbreite von 2,02 mm, 

Substanz 45,6, specifisches Gewicht 51,8. 
Auf 1,5 m liber dem Boden hat Niirnberg eine Ringbreite von 1,57 mm, 

Substanz 43,3, specifisches Gewicht 48,7. 
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In 6 -7 m Hohe hat Kranzberg cine Ringbreite von 1,83 mm, Substanz 

42,2, speeifisehes Gewieht 48,4. 

In 6-7 m Hohe hat Nurnberg cine Ringbreite von 1,52 mm, Substanz 

37,7, speeifisehes Oewieht 42,4. 

Ringbreite und Qualitiit des Holzes sind also auf dem sehleehten Boden 

des Nurnberger Reiehswaldes bedeutend geringer (urn 6-10 pOt.). Dass die 

(um 200 m) bedeutendere Hoehlugedes Kranzberger Forstes nieht an del' 

besseren Qualitiit die Schuld triigt, beweist die U ntersuehung cineI' 100 jah

rigen Kiefer aus Tyrol in 950 m Hoehlage, welche auf 1 m uber dem Boden 

1,4 mm Ringbreite und 45,8 speeifisehes Troekengewicht, bei 8 m 2,9 mm 

Uingbreite und 38,7 specifisches Trockengcwicht besass, also noch viol 

schlechter war, was ich als eine Folge des sehr sehlechten, aus flaehstehen

dem Kulkgeroll bestehenden Bodens betrachtcn mochte. 

Vergleieht man hiermit das Kiefernholz del' besseren Bestande del' Mark 

Brandenburg, die ich bei Eberswalcle friiher untersucht hube, so tritt ganz 

zweifellos clie uuffallende Oiite dieses Holzes zu Tage. 

Nach Umwandlung des fruher ermittelten Lufttrockengewichts in absolut 

trockenes Oewicht stell en sich die verschiedenen Bodenklassen wie folgt: 

I Jahrring- Specifisch. 
Standort Alter I Bau:hiihe breite Gewicht 

Mark Brandenburg. Guter Kiefern-Il 85 1,2 2,06 57,6 
boden II. Bonitat. . . . . . I 7,5 1,97 49,5 

I 
1,5 2,02 51,8 Revier Kranzberg bei Munchen . . I) 90 

Streuflacbe .11 

6,7 1,83 48,4 

Nurnberger Reichswald. 90 1,5 1,57 48,7 
6,0 1,52 42,4 

Tyrol. Auf Kalkgeriill 100 1,0 1,40 45,8 
8,0 2,9 38,7 

Del' hohe Werth des auf gutem, tiefgrlindigem Diluvialsundboden del' 

Mark Brandenburg erwachsenen Kiefernholzes resultirt abel' auch aus all den 

zahlreiehen Untersuchungen, die ieh friiher ausgeflihrt habe. 

Das durchschnittliche specifische Trockengewicht alles Schaftholzcs ganzer 

Bestiinde ist darnach in einem 

135 jiihrigen Bestandc II. Bonitiit 

135" "III." 
117 
80 " 

" 
" 
" 

II. 
II. " 

" 

= 51,0 
= 49,5 

= 49,0 

= 50,0 
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Dagegen betriigt das Gewicht der beiden bei Miinchen gelegenen Be
stiinde im 70 - 90 jiihrigen Alter nur 47,7. 

Wenn nach dem Vorstehenden fiir die Kiefer kaum ein Zweifel bestehen 
kann, dass mit grosserer Bodengiite auch bessere Qualitiit verbunden sei, so 
bleibt doch noch zu wunschen, dass auch fur die anderen Nadelholzarten 
Untersuchungen zur Beantwortung dieser Frage angestellt werden, die alIer
dings nur dann einen Werth haben, wenn die Vergleichsbestande unter mog
Hchst denselben Verhiiltnissen erwachsen sind und nur in Bezug auf die 
Bodenqualitiit von einander wesentlich abweichen. 

Kapitel VIII. 

Einfluss der Hochgebirgslage auf die Qualitat des 
Holzes. 

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass das Holz der hoheren 
Gebirgslagen in der Regel von ganz besonderer Giite ist. Kommt es aber 
darauf an, den Einfluss der Hochlage zahlenmiissig festzustellen, so tritt uns 
die grosse Schwierigkeit entgegen, dass doch meist die ganze Erziehungsart 
der Waldbestiinde dort eine andere ist, als bei der geregelten Waldwirth
schaft des Flachlandes und der V orberge, und die Erziehungsart, wie wir 
sehen werden, einen ungemein schwerwiegenden Einfluss auf die Qualitiit 
des Holzes ausubt. Wir miissen uns deshalb darauf beschriinken, die Holz
qualitiit solcher Biiume mit einander zu vergleichen, von denen wir annehmen 
konnen, dass sie von Jugend auf mehr im lichten Stande erwachsen sind. 

Das werthvollste Material zur Beurtheilung des Einflusses der Hochlage 
bieten die Untersuchungen des Liirchenholzes dar, da ja die Larche meisten
theils mehr im freien Staude aufwiichst. Zieht man den Durchschnitt der 
Stiimme aus verschiedenen Hohenregionen zusammen, so berechnen sich fur 
1-1,5 ill Baumhohe folgende Zahlen. 

Hochlage 1000 m. Mittlere Ringbreite bei 100-190 Jahren 0,87 mm. 
Jiihrlicher Fliichenzuwachs 2,87. Specifisches Gewicht 64,0. 

Hochlage 750 m. Mittlere Ringbreite bei 150 Jahren 1,35 mm. Jiihr
licher Fliichenzuwachs 7,71. Specifisches Gewicht 59,2. 

Hochlage 500 m. Mittlere Ringbreite bei 70 Jahren 2,20 mm, Jiihr
Hcher Fliichenzuwachs 12,22. Specifisches Gewicht 57,2. 
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Ich glaube, dass man aus diesen Zahlen ohne Weiteres berechtigt ist, 
zu schliessen, dass den hoheren Lagen ein geringerer Massenzuwachs, aber 
eine bessere Qualitiit eigenthumlich ist. Der Einwand, der mit Recht er
hob en werden kann, dass ja dem 70 jiihrigen Alter relativ mehr Splintholz 
angehore, dass in hoherem Alter das Holz noch an Gute zunehmen werde, 
fiiIlt bei niiherer Prufung fort. Das Kernholz del' 70 jiihrigen Biiume besitzt 
ein Gewicht von 59,4, der diesem entsprechende innerste Kern der alten 
Liirchen in 1000 m Hochlage dagegen 63,7. 

Auch zur Beurtheilung des Fichtenholzes aus Hochgebirge unt! aus 

tieferen Lagen bieten die Untersuchungen Material. Del' 75 jiihrige Bestand 
des Reviers Kasten bei Munchen ist in sehr lichtem Stan de erwachsen und 
zeigt auf 11/2 m Hohe ein Gewicht von 41,7, wiihrend in vereinzeltem Stan de 
erwachsene Hochgebirgsfichten, wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt, 
auf Brusthohe 47,6 resp. 46)3 Gewicht zeigen. Ringbreite und Massenzuwachs 
sind bei letzteren weitaus geringer, als bei ersteren. 

Hochgebirgsfichten, im ve.reinzelten Stande erwachsen. 

Jahrlicher Specif. 
I 

Jahrlicher Specif. 
Jahrring-

~'lachen- Trocken-
Jahrring-

FHichen- Trocken-
breite 

zuwachs gewicht 
breite 

zuwachs gewicht 

-
A 1 t e r 1. Alter 270 Jahre. Hohe 11,0 m. Beginn der Krone 6,0 m. Hochlage 

1500 m. Vereinzelt mit Larchen. Boden gut mit Latschen und Alpen-
rosen und einigem Buchengestriipp. 

-
Lange Seite in 1 m iiber dem Boden. Kurze Seite auf 1 m. Radius 13,95. Radius 16,15 

I 
240 - 270 (30) 0,73 6,934 46,3 0,38 I 3,221 49,1 
210-240 (30) 0,97 7,592 47,2 0,47 3,545 44,7 
180-210 (30) 0,40 2,626 48,8 0,33 2,283 47,7 
150--180 (30) 0,45 2,594 50,3 0,33 2,073 54,0 
120 -150 (30) 0,23 1,195 50,0 0,40 2,212 50,7 
90-120 (30) 0,67 2,848 49,4 0,70 3,145 44,9 
60- 90 (30) 0,67 2,011 47,9 0,87 2,614 47,2 
17-· 60 (43) 0,88 1,055 42,5 0,8l 

I 
0,895 49,9 

Durchschnitt 0,6.\ 3,239 '\7,6 0,55 2,U7 '\7,6 

2. Alter 150 Jahre. Hohe 17 m. Hochlage 1450 m. Vereinzelt stehend. 
Zirbeln, Larchen und ~'ichten mit Latschengestriipp. 

Lange Seite in 11/2 m liber dem Boden. 
Radius 19,5 Kurze Seite auf 11/2 m. Radius 12,5. 

130-150 (20) 1,20 13,798 I 46,5 0,80 I 5,881 46,0 
110-130 (20) 1,65 16,017 44,3 0,90 5,655 45,4 
90-110 (20) 2,15 15,737 44,2 0,95 4,865 44,9 
70- 90 (20) 1,85 8,893 45,6 1,00 3,896 46,1 
34- 70 (36) 1,25 2,788 44,2 1,09 2,212 46,6 
14- 34 (20) 0,65 0,265 56,2 I 0,65 0,265 

I 
56,2 

Durchschnitt 1,.\3 8,78.\ .\5,9 0,92 3,609 46,7 
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Jahrlicher Specif. 
Jahrring-

~'lachen- Trocken-
Jahrring-

FHichen- Trocken-
breite 

zuwachs gewicht 
breite 

zuwachs gewicht 

-
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I 
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Auch die 100 jiihrigen Weisstannen in Kranzberg bei 500 m stehen mit 

44,7 bedeutend zuriick im Gewicht gegen 150-160jiihrige Weisstannen in 
660 m Hochlage mit 47,5. 

A us all' dem geht hervor, dass das fUr die Einzelbaume, sowie fiir die 
verschiedene Bodengiite giltige Gesetz, danach Quantitat und Qualitiit corre

spondiren, keine Giltigkeit hat, wenn man Biiume verschiedener Hochlagen 

mit einander vergleicht. Das Bochgebirgsklima mindert die Quantitat und 

steigert die Qualitiit. Auch diese Thatsache liisst sich aber in durchaus be
friedigender Weise durch die Ernahrungsverhaltnisse erklaren. 

Bekanntlich ist das Hochgebirgsklima durch lange, oft acht Monate 
dauernde Winter und durch einen kurzen Friihling ausgezeichnet. Erst im 

J uni beginnt mit dem Weggange des Schnees die Vegetation, die sich nach 
kurzer Zeit in Folge der langen Tage und del' schnell steigenden Temperatur 
unter den giinstigsten Verhiiltnissen entwickelt. Es kommt noch die in ten

sivere Lichtwirkung der Hochlage hinzu, urn zu bewirken, dass dann, wenn 
einmal die cambiale Thiitigkeit begonnen hat, nach kurzer Zeit, in welcher 

relativ wenig Friihjahrsholz gebildet wird, die Production werthvollen Sommer

holzes erfolgt. Die Kiirze der Vegetationszeit iiberhaupt, sowie die geringere 
Temperatur haben zwar eine gering ere Massenproduction zur Folge, diese 

besteht aber, wegen der kurzen Friihjahrszeit vorwiegend aus werthvollerem 
Sommerholz. Die Larchen des Nurnberger Reichswaldes hatten schon An
lang April im unteren Stammtheile Zuwachs, wiihrend in der Hochgebirgs
fage die cam biale Thiitigkeit bis Anfang J uni sich verzogert. 

Ich zweifle kaum, dass aualoge Verhaltnisse auch im hohen Norden 
vorliegen und dass z. B. del' hohe Werth des Kiefernholzes (Riga' er Mast
biiume) aus nordlicheren Lagen wenigstens theilweise der Kurze der Friih
jahrszeit zuzuschreiben ist. 

Kapitel IX. 

Einfluss der Erziehungsart auf die Qualitat des Holzes. 

Denselben Einfluss, welchen die Hochgebirgslage auf die Qualitiit des 

Holzes ausiibt, bewirkt dichter Bestandesschluss und zwar ebenfalls durch 
Verzogerung del' cam bialen Thiitigkeit bis zum Beginn del' langen und 

heissen Tage und del' vollendeten Ausbildung del' neuen Triebe und Nadelu. 

Freistehende Biiume beginnen, wie wir wiederholt mitgetheilt haben, ihre 
cambiale Thiitigkeit im milderen Klima del' Ebene und Vorberge schon Eude 
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April oder Anfang Mai im ganzen Baume gleichzeitig oder doch 1m unteren 

Theile wenig spiiter, als im oberen. Am 8. Juni zeigte bei Miinchen in 

einem 100 jiihrigen Fichtenbestande eine Randfichte, welche schon seit dem 

1. Mai ihre Zuwachsthatigkeit auf Brusthohe begonnen hatte, bereits 0,4 der 

normalen Ringbreite, eine im geschlossenen Bestande nicht weit davon ent

fernte dominirende Fichte dagegen erst eine Tracheide, hatte also soeben erst 

ihre eambiale Thiitigkeit begonnen. Die langsame Durchwarmung des von 

der Sonne nicht betroffenen, von Moos und Humus bekleideten Bodens im 

dicht geschlossenen Waldbestande, verbunden mit der langsameren Einwir

kung der Luftwarme auf den im tiefen Schatten stehenden Stamm verzogern 

das Erwachen der cambialen Thiitigkeit urn 4 Wochen und dies hat den

selben Effect, wie del' spiitere Beginn des Friihjahl's in den Hochlagen, d. h. 

die cambiale Thiitigkeit wird mehr in die fiir die Erniihrung giinstigere Zeit 

des Hochsommers hinausgeriickt, so dass sich zwar weniger, aber besseres 

Holz bildet, als im lichten Bestande, bei Randbaumen oder ganz freiem 

Stande. 

Del' Einfluss del' Erziehung in liehter Stellung oder in dieht gesehlossenem 

Bestande auf die Qualitat des Holzes ist ein ausserordentlieh grosser und 

aussert sich in mannigfach verschiedener Weise. 

Zunachst sehen wir, dass insbesondere Tannen und Fichten, welche aus 

natiirlicher Besamung entstanden, Jahrzehnte im tiefen Schatten des ge

schlossenen oder doch wenig durchlichteten Bestandes erwachsen sind, also 

sog. Vorwiichse eine ausgezeichnete Holzqualitat besitzen. 

Die unter 2 aufgefiihrte Hochgebirgsfiehte des PHinterwaldes Seite 61 

zeigt bis zum 34. Lebensjahre ein Qualitatsoptimum von 56,2, wie es 
sonst bei dieser Holzal't kaum wieder auftritt. Die festen, harten, engrin

gigen Kerne vieler aus dem Pliinterwalde stammenden Biiume sind ja zur 

Geniige bekannt. Selbst Kiefern, wenn sie aus natiirlicher Verjiingung stam

men und in del' J ugend sehr langsam gewachsen sind, zeigen eine ausser

ordentliche Qualitiit, wie das Seite 41 zu erkennen ist. 

1m eng geschlossenen Bestande der natiirlichen Verjiingungen ist die 

Qualitiit des Holzes von J ugend auf eine relativ grosse, mag del' Bestand 

anniihernd gleichaltrig oder ein aus den verschiedensten Altersklassen ge

mischter Pliinterwald sein. Zwar leidet die Schnellwiichsigkeit durch den 

engen Stand und die Beschattung del' etwa vorhandenen hoheren Altersklassen, 

das Holz bleibt in der Jugend schon engringig, dagegen ist die Qualitiit von An

fang an eine hoehwerthige. In demselben Maasse, als in der Folge die do

minirenden Baume eine freiere SteHung sich verschaffen, steigert sich der 

Quantitiitszuwachs. Ob auch die QualiUit wiichst, das hiingt ganz von iiusse

ren Verhiiltnissen ab, indem sich zwei Einfliisse glcichsam bekampfcn. Die 
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Steigerung der Ernahrung hat das Bestl'eben, die Qualitat zu bessern, die 

Fl'eistellung und del' damit verkniipfte fl'iihel'e Beginn der cambialen Thatig

keit verschlechtert die Qualitat, indem sich viel Friihjahrsholz bildet. In 

einem Bestande, del' aus natiirlichel' Verjiingung entstanden, nur massig 

dul'chfol'stet wil'd und also immel' im dichten Schlusse bleibt, erfolgt deshalb 

eine stetige Zunahme von Quantitat und Qualitat bis zu einem Optimum, 

welches bei Fichten in del' dominil'enden Stammklasse durchschnittlich im 
100. Lebensjahl'e jiegt. Nach dieser Zeit sinkt beides. In dem 125 jiihrigen 
Fichtenbestande des Reviel's Kranzbel'g liegt diesel' Fall VOl' und lasse ich 

eine Zusammenstellung des Qualitatszuwachses aus dem Durchschnitte der 
13 untersuchten Baume nachstehend folgen. 

120-130 (125)jahrige im engen Schlusse erwachsene Fichten. 

Kl'anzberg. 

Bezeichnung 
Z ahl 

Mittlere Specif. der 
Baumh5he der Substanz Schwinden 

Rolzstiicke 
Ringbreite Gewicht Probe-

stiicke 
m mm 

f I Splint . .1 1,02 41,8 49,0 14,2 13 

1,5 I Mitte 1,27 43,4 51,2 14,9 6 l Kern 1,62 42,3 48,7 13,1 9 
Rolz 1,33 '2,9 '8,9 13,7 28 

f 
Splint 0,83 42,4 49,6 14,5 13 

6,7 Mitte 1,19 43,9 51,6 14,8 6 

l Kern 1,97 41,3 47,7 13,3 13 
Rolz 1,35 41,9 '8,8 13,9 32 

J 
Splint 0,83 41,9 48,7 13,9 13 

11,9 Mitte 1,08 42,9 50,1 14,1 8 

l Kern 1,94 40,5 46,5 12,8 13 
Rolz 1,30 41,3 '8,0 13,6 3i 

\ 
Splint 0,90 41,4 48,2 14,3 13 

17,1 Mitte 1,15 42,3 48,7 13,2 7 
Kern 2,24 41,0 46,4 11,5 13 
Rolz 1,'5 41,1 n,1 12,6 33 

I 
Splint 1,12 39,9 45,8 12,7 13 

22,3 
Mitte 1,56 40,9 47,2 12,9 3 
Kern 2,23 41,2 46,8 11,7 13 
Rolz 1,56 '0,5 '6,3 12,2 29 

{ 
Splint 1,53 39,1 44,5 12,0 13 

27,5 Kern 2,08 41,5 46,6 11,0 10 
Rolz 

: I 
1,80 '0,0 '5,3 11,5 26 

31,0 Splint 2,11 '2,1 n,' 11,1 10 

Durchschnitt aller Stamme. Splint 41,2 '7,6 88 
Durchschnitt des ganzen Rolzk5rpers 41,' n,9 13,5 192 
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Die Splintholzstiicke, welche den Zuwachs der letzten 20-30 Jahre 
umschliessen, sind bereits erheblich unter den Zuwachs der Periode 90-110 
hinabgesunken und stehen etwa gleich der Durchsehnittsqualitat des ganzen 
Holzkorpers. 

Die DurehsehnittsqualWit del' Baume dieses Bestandes steht mit 47,4 

speeifisehem Gewieht ungemein hoeh und z. B. viel hoher, als die Qualitat 

der im Iiehteren Stande erwaehsenen, aber fast dieselbe Starke - Dimension 

zeigenden 75 jahrigen Fiehten des Reviers Kasten, die nur 43,1 betragt. 

An den im Schlusse erwachsenen Baumen Iiisst sieh eine zweifellose 
Verbesserung der Qualitat von oben nach unten erkennen, wenn dieselbe 
auch nicht so gross ist, als bei den anderen untersuchten Nadelholzarten. 
Sie betragt flir die ganzen Stammwalzen nul' eine Differenz von 48,9 (unten) 

und 45,3 (oben). Das oberste Gipfelstiiek ist wieder erheblieh sehwerer. 

Baume, welehe naeh langerer Unterdriiekung durehforstungsweise genutzt 
werden, zeigen aueh die hohe Qualitat del' im Schlusse erwachsenen Baume, 

jedoeh sinkt dieselbe um so mehr, je langer und je starker die Unter

driiekung ist, denn in dieser Zeit wird ja, wie wir wissen, relativ gering

werthiges Holz producirt. Die 70 jahrige Fiehte (Seite 47) lasst dies sehr 

deutlieh erkennen. 

Es sei hier gleich bemerkt, dass auch bei den Kiefern del' Werth des 

Holzes von unterdriiekten Baumen ein relativ hoher ist bis zu del' Zeit, wo 

del' Zuwachs anfiingt abzunehmen. 

Eine etwa 30 jahrige, seit 8 Jahren stark unterdriickte Kiefer, hatte auf 
Brusthohe 8,5 em Durchmesser und 22 Ringe. Das Holz del' inneren 14 

Ringe hatte bei 2,3 mm Ringbreite ein Gewicht von 55,5, das Holz del' 
ausseren 8 Ringe ca. 0,87 mm Breite, dagegen ein Gewicht von 47,7. 

In 6 m Hohe hatte das Holz ein Gewicht von 45,0. 

Dominirende Kiefern von gleichem Alter haben in Brusthohe bei 3 bis 
4 mm Ringbreite ein Gewicht von 46-47, boi 6 m Hohe etwa dasselbe 
Gewieht, wie obige unterdriickte Kiefer. Bekanntlich ertragt die Kiefer ja 
iiberhaupt nul' geringen Druck und stelIt sich in friihem Lebensalter licht, 
so dass so grosse Unterschiede in del' Qualitat des Holzes, wie sie bei del' 
Fiehte in Folge versehiedener Erziehungsart auftreten, bei der Kiefer iiber

haupt nieht vorkommen. 

Erziehung der Fiehte im lichten Stande hat zwar eine Forderung des 

Quantitatszuwachses zur Folge, del' zumal nach unten ein sehr bedeutender 
ist, aber die Qualitat ist wegen des friihzeitigen Erwaehens der eambialen 

Thiitigkeit am ganzen Stamme eine relativ geringe. Dies tritt besonders 
deutlich aus der nachfolgenden Zusammenstellung hervor. 

Hartig, Das Holz der deutschen Nndelwaldbilume. [) 
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Hartig, Das Holz der deutschen Nndelwaldbilume. [) 
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75jiihrige, in lichtem Stande erwachsene Fichten. Kasten. 

Zahl 
Bezeichnung 

Mittlere Specif. der 
Baumhiihe der Substanz Schwinden 

Ringbreite Gewicht Probe-
Holzstucke stUcke 

I 
Splint I 1,55 

I 
38,1 44,6 

I 
14,6 6 

1,5 Mitte 

: I 
3,18 35,7 40,5 11,6 6 

Kern 3,92 I 34,8 38,5 I 9,8 6 
Holz 2,78 36,2 41,2 12,i 18 

I 
Splint ],63 38,8 45,6 14,6 6 

4,6 Mitte . 2,85 36,3 42,0 13,4 6 
Kern 4,42 34,7 9,5 12,1 6 
Holz 2,82 36,6 i2,i 13,5 18 

I 
Splint ],80 39,1 45,0 12,9 6 

7,7 Mitte 2,98 36,1 41,2 12,2 6 
Kern 4,67 35,6 39,9 10,8 6 
Holz 2,98 37,3 42,5 12,2 18 

I 
Splint 2,0 39,9 46,8 14,6 6 

10,8 Mitte 2,87 36,7 42,4 13,6 6 
Kern 4,60 36,6 41,3 11,0 6 
Holz 3,05 37,8 43,5 13,2 18 

I 
Splint 2,05 38,3 44,7 14,1 6 

13,9 Mitte 2,90 36,8 42,4 12,7 6 
Kern 3,93 37,3 42,1 11,3 6 
Holz 2,96 37,5 i3,1 13,1 18 

I 
Splint 2,38 38,6 45,2 14,2 6 

17,0 Mitte 3,01 37,8 43,3 12,6 6 
Kern 4,01 39,2 43,6 9,9 6 
Holz 3,U 38,6 U,O 12,9 18 

{ 
Splint 2,58 38,S 45,5· 14,9 6 

20,1 Mitte und Kern. . 3,85 39,2 44,4 11,7 9 
Holz 3,16 39,0 i5,0 13,8 15 

{ 
Splint . 2,68 38,8 45,4 14,6 6 

23,2 Mitte und Kern. 3,38 41,9 46,6 10,6 7 
Holz 3,03 iO,3 i6,0 13,i 13 

26,3 I Holz • I 3,35 i3,0 [ i8,6 11,5 I 6 

Durchschnitt des Splintes 38,8 

I 
i5,3 

I 
M 

Durchschnitt des ganzen Holzkiirpers 37,i i3,1 13,1 U2 

Das Holz ist im Ganzen, besonders aber in der Jugend, wo die Biiume 
noch isolirter standen, ein geringwerthiges. Wiihrend in dem, im Schlusse 
erwachsenen Bestande das Kernholz auf BrusthOhe bei 1,62 mm Ringbreite 
ein Gewicht von 48,7 zeigte, besitzt im lichten Bestande das Kernholz nur 
38,5, bei einer Ringbreite von 3,92 mm. 
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Mit zunehmender Zuwachsgrosse, sicherlich aber auch in Folge des sich 
immer mehr bessernden Bestandesschlusses erhebt sich die Qualitat des Holzes 
in dem 75 jahrigen Bestande mit jed em Jahrzehnt, so dass die Splintstiicke 
wei taus werth voller sind, als die Mittel- oder gar die Kernstiicke. Das 
Splintholz der ganzen Biiume steht mit 45,3 noch bedeutend fiber der Durch

schnittsqualitat des ganzen Holzes, welche 43,1 betragt. 

Es unterliegt keinem Zweifel, und ist allgemein bekannt, dass das 

Nadelholz im lichten Stan de erwachsener Baume von geringer Giite ist. 

In gewissen Districten der bayerischen Alpen besteht der Gebrauch, die 
Bestande kahl abzutreiben, und dann durch weitstandige Pflanzung nahe den 
alten Stiicken wieder aufzuforsten. Wenn ich auch nicht verkenne, dass 
manche Vortheile in Betreff der bequemen Nutzung mit dem kahlen Abtriebe 
verbunden sind, dass ferner an steilen Hangen ein grosser, ja oft der grosste 
Theil des jungen Nachwuchses bei natiirlicher Verjiingung wieder zu Grande 
geht, so diirfte man sich doch kaum vollige Klarheit fiber die mit dem Kahl
hiebe verkniipften Verluste verschafft haben. Abgesehen von dem vieljahrigen 
Zuwachsverluste des nur zum kleinsten Theile cultivirten Bodenraumes, abge
sehen von der astigen Beschaffenheit ist das im lichten Stande erwachsene 
Holz so leicht und grobfaserig, dass die SagemiilIer dassel be nur zu Kisten
brettern verarbeiten konnen. 

Die geschatzte Waare ist die feinringige, aus geschlossenen Waldbestan· 
den stammende, besonders das Holz aus Bestanden, welche der natiirlichen 
Verjiingung entsprangen sind. 

Selbst bei der Bestandesbegriindung durch dichte Pflanzung nach kahlem 
Abtriebe wird man kaum so werthvolles Material erziehen, da wenigstens 
der innere Kern der daraus hervorgegangenen Baume von geringerer Qualitat 
sein wird, als der Kern im Schatten der Schirmbestande erwachsener Baume, 
denn bei Ietzteren erwacht die Zuwachsthiitigkeit um vier W ochen spater 
als im freien Stande. 1st kiinstliche Verjiingung geboten, so ist del' Er
ziehung von Jugend aufdicht geschlossener Bestande, welche nur schwach 
durchforstet werden, so dass stets del' dichte Schluss erhalten bIeibt, vor 
der vielfach beliebten wei ten Pflanzung und stark en Durchforstung der Vor
zug zu geben, denn die schlechte Waare, welche durch Breitringigkeit und 
Aestigkeit sich auszeichnet, hat schon jetzt und fiir die Folge keinen Markt. 

Von ~usgezeichneter Qualitat ist das Holz del' Baume, welche dem 
Planterwalde entstammend in der Jugend im Druck und tiefem Schatten er
wachsen und allmahlich im Laufe der Jahrzehnte immer freier gestellt wur

den. Ihr Zuwachs nimmt oft bis zum 300. Lebensjahre immer zu, so dass 
die Ringbreiten nur wenig nach aussen abnehmen. Mit zunehmendem Zu-
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wachs steigert sich auch die Qualitiit bis zu hohem Alter und liefert so 

durchweg ausgezeichnetes Holz. 

Ich hatte bereits Seite 48 darauf hingewiesen, dass Lichtstellung in hohe

rem Alter mit dem Quantitiitszuwachs auch die Qualitiit steigere. Dies ge

schieht abel' nicht immer sofort. Nach del' Freistellung steigt zwar sofort 

auch der Massenzuwachs, da aber die Einwirkung del' directen Insolation 

auf den Boden und auf die Rinde des Baumes ein sehr friihzeitiges Erwachen 

del' Vegetation zur Folge hat, kommt die Zunahme del' Erniihrung weit 

mehr del' Bildung von Friihjahrsholz zu statten. Es kann periodisch selbst eine 

Verminderung der Qualitiit eintreten. Erst dann, werm durch kriiftige Entwicke

lung del' Krone die Erniihrung noch mehr sich gehoben hat, wenn anderer
seits del' junge Aufwuehs den Boden wieder gegen zu schnelle Erwiirmung 

besehiitzt, entsteht aueh neben grosser Massenproduetion wieder werthvolleres 

Holz. Durehlichtungen, welche nieht soweit gehen, dass del' Sonne wesent

liche Einwirkung auf den Boden gestattet wird, haben dagegen sofort eine 

Hebung der Qualitiit des Holzes zur Folge. 

Als Beleg fUr das Gesagte gebe ieh noeh den Zuwaehsgang des unteren 

Baumtheiles zweier im Liehtsehlage iiber kriiftigem Jungwuchse stehender 

Tannen. Del' Stamm I zeigt auf StoekhOhe einen engringigen Kern mit aus

gezeichneter Qualitiit, die sich in spiiterem Alter mit zunehmender Licht

stellung vermindert. Del' Lichtungszuwachs der jiingsten Periode liisst am Stock 

und in 21/2 m Hohe bei Stamm I und II eine ausserordentliehe Qualitiit erken
nen, welche mit dem bereits hergestellten Bodensehutze im Zusammenhange 

stehen diirfte. 

I. 0,5 m Rohe, 103 Jahre, 
35,4 em Durehm. 

I. 2,5 m Rohe, 76 Jahre, 
32,6 em Durehm. 

II. 2,5 m Rohe, 83 Jahre, 
38,8 em Durehm. 

Alters- I Ring-' FlaChewi Specif. Alters- I Ring-:Fliichen-I Specif. Alters- I Ring-IFlaChen-: Specif. 
Periode breite, zuwachslGewichl Periode breite, zuwachs Gewicht Periode brcite zuwachs j Gewicht 

1884-731 2,9\29,23 
, 

1884-731 2,5 51,3 1884-771 3,1 29,55 50,3 28,12 57,8 
1872-56 1,6 12,82 47,3 1876-67: 2,6 20,42 43,1 1872-53

1 

2,4 21,11 50,2 
1855-41 2,3\13,95 48,0 1866-491 2,0 11,94 41,8 1852-32, 2,2 12,80 50,6 
1840-22 1,9 7,35 48,9 1848-08 1,9 4,66 41,6 1831-02: 2,3 5,13 48,2 
1821-82 1,1 1,66 53,3 - - - - - 1- - -

Noeh muss ich auf die Eigenthiimlichkeit in del' Qualitiit del' von Jugend 

auf im lichten Stande erwaehsenen Fichten hinweisen, dass sie nicht nach unten, 

sondern naeh oben zunimmt. Vielleicht liisst sieh diese von allen anderen 

Nadelholzarten abweichende Eigenthiimlichkeit aus del' flachstreichenden Wurzel

bildung erkliiren, die zur Folge hat, dass bei freiem Stande, bei w€lchem die 

oberen Bodenschichten sehr friihzeitig durchwiirmt werden, aueh die Dureh

wiirmung des Bauminnern friihzeitig erfolgt und die Bildung reiehliehen 

Friihjahrsholzes auch in den unteren Baumtheilen zur Folge hat. 
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Kapitel X. 

Einftuss der Jahrringbreite auf die Qualitat der Baume 
eines Bestandes. 

Einen interessanten Einblick in die Beziehungen, welche zwischen Jahr
ringbreite und HolzqualiHit bei den Biiumen eines Bestandes bestehen, ge

wiihrt eine nach Splint und. Kern, beziehungsweise Splint, Mittelstiick und 

Kernstiick getrennte Zusammenstellung der verschiedenen Probestiimme des

selben Bestandes, wie ich sie umstehend fUr die untersuchten Bestiinde folgen 

lasse. Zum Verstiindniss diesel' Tabellen sei vorausgeschickt, dass fUr die 

einzelnen Baumhiihen die Substanzmenge, das Gewicht und Schwindemaass 
nach den mittleren Jahrringsbreiten des Splintes oder Kernes classificirt 

wurden. Die auf einer Linie stehenden Zahlen entsprechen also den ver
schiedenen Probestiimmen. Die unter einander stehenden Zahlen, welche die 
verschiedenen Baumhiihen repriisentiren, sind nicht als denselben Probe

stammen angehiirig zu betrachten, vielmehr hat lediglich eine Anordnung 
nach del' Ringbreite stattgefunden. 

Gehen wir zunachst auf eine Betrachtung der Zusammenstellung des 

70jahrigen Liirchenbestandes des Reviers Kranzberg ein, so erken

nen wir, wenn wir nur die gleich alten Probestiicke, d. h. nur Splint 

oder nur Kern unter einander vergleichen, dass gleiche Ringbreiten um so 
besseres Holz liefern, je weiter die Holzstiicke nach unten gelegen sind. Dies 
findet seine doppelte Erklarung einmal in der bereits bekannten Zunahme 
der Gute des Holzes nach un ten iiberhaupt, die in del' Verziigerung des Be
ginnes del' Zuwachsthiitigkeit in den unteren Stammtheilen begriindet ist, 
und zweitens darin, dass eine bestimmte Ringbreite am unteren Baumtheile 
einem griisseren Massenzuwachs entspricht, als oben. Eine Ringbreite von 
1 mm im Gipfel des Baumes entspricht zweifellos einer sehr bedeutenden 

Abnahme der Erniihrungsthiitigkeit, wiihrend diesel be Ringbreite am Fusse 
des Baumes unter Umstiinden dem Maximum der Zuwachsthiitigkeit ent

sprechen kann. 

Vergleichen wir nun andererseits die verschiedenen Biiume nach ihren 
Ringbreiten unter einander, d. h. die Zahlen, welche auf derselben Linie stehen, 
so erkennen wir zweifellos, dass in den letzten 20 Jahren (Splint) die
ienigen Baume das beste Holz producirt haben, welche in dieser Periode 
die griisste Ringbreite besessen haben. Am auffiilligsten tritt dies in 27,5 m 

Baumhiihe hervor, woselbst die Daume mit 1-2 mm Ringbreite nur ein 
Trockengewicht von 42,2, dagegen die mit 4-5 mm Ringbreite ein Gewicht 
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nach del' Ringbreite stattgefunden. 

Gehen wir zunachst auf eine Betrachtung der Zusammenstellung des 

70jahrigen Liirchenbestandes des Reviers Kranzberg ein, so erken

nen wir, wenn wir nur die gleich alten Probestiicke, d. h. nur Splint 

oder nur Kern unter einander vergleichen, dass gleiche Ringbreiten um so 
besseres Holz liefern, je weiter die Holzstiicke nach unten gelegen sind. Dies 
findet seine doppelte Erklarung einmal in der bereits bekannten Zunahme 
der Gute des Holzes nach un ten iiberhaupt, die in del' Verziigerung des Be
ginnes del' Zuwachsthiitigkeit in den unteren Stammtheilen begriindet ist, 
und zweitens darin, dass eine bestimmte Ringbreite am unteren Baumtheile 
einem griisseren Massenzuwachs entspricht, als oben. Eine Ringbreite von 
1 mm im Gipfel des Baumes entspricht zweifellos einer sehr bedeutenden 

Abnahme der Erniihrungsthiitigkeit, wiihrend diesel be Ringbreite am Fusse 
des Baumes unter Umstiinden dem Maximum der Zuwachsthiitigkeit ent

sprechen kann. 

Vergleichen wir nun andererseits die verschiedenen Biiume nach ihren 
Ringbreiten unter einander, d. h. die Zahlen, welche auf derselben Linie stehen, 
so erkennen wir zweifellos, dass in den letzten 20 Jahren (Splint) die
ienigen Baume das beste Holz producirt haben, welche in dieser Periode 
die griisste Ringbreite besessen haben. Am auffiilligsten tritt dies in 27,5 m 

Baumhiihe hervor, woselbst die Daume mit 1-2 mm Ringbreite nur ein 
Trockengewicht von 42,2, dagegen die mit 4-5 mm Ringbreite ein Gewicht 
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von 58,5 zeigen. Es entspricht das ganz und gar dem, was wir Seite 39 
ausgefiihrt haben, dass unter gleichen Verhaltnissen mit del' Ernahrung 
auch die Qualitat zunimmt. 

Bis zum 50. Lebensjahre etwa, d. h. in der Periode, in welcher das 

Holz producirt wurde, welches nunmehl', G. h. im 70. Lebensjahre verkernt ist, 
liegt die beste Qualitat bei 2-3 m oder (in 6,7 m Baumhohe) bei 1-2 mm 

Ringbreite; wiihrend die Baume mit sehr breiten Jahresringen in diesem Alter 
geringwerthigel'es Holz erzeugten. Nachdem wir wissen, dass Beschattung 
und enger Schluss zwar Engringigkeit aber in der Qualitat hoher stehendes 
Holz erzeugt, ist es wohl gerechtfel'tigt, anzunehmen, dass die geringere 
Qualitat des Kernholzes bei sehr breitringigen Baumen del'. lichtel'en und 
freieren Stellung dieser Individuen zuzuschl'eiben ist. Del' Widerspruch im 
Verhalten des Splint- und Kernholzes ist also nur ein scheinbarer. 

1m 50-70jiihrigen Alter, in welchem die Baume des Bestandes nahezu 
gleiche Hohe besassen, entscheidet die Entwickelung der Baumkrone und 

damit das Maass del' Nahl'stoffproduction zu Gunsten der besser ernahrten, 
d. h. breitringigen Baume. 1m jiingeren Alter dagegen sind die schllell

wiichsigen, d. h. breitringigen und in del' Hohe vorangeeilten Baume in del' 
Regel auch die mehr freistehenden, der directen Insolation exponirten. Bei 
ihnen erwacht die Zuwachsthiitigkeit friihzeitiger und desshalb sinkt die 
Qualitat. 

Die Differenz zwischen Splint und Kern bei gleicher Ringbreite ist 
sehr auffallig, doch entspricht sie nicht del' thatsachlichen Veranderung beim 
Verkernungsprocess, da es nicht zulassig ist, Holz gleicher Ringbreiten aus 
verschiedenen Altersklassen eines Baumes mit einander zu vergleichen. 

Die Zusammenstellungen der Ringbreiten und der Holzqualitaten fiir die 
K i e fer im 70jahrigen, ziemlich licht erwachsenen Bestande und fiir die 
80-105jiihrigen im Schlusse erwachsenen Kiefern lasse ich umstehend folgen. 

Die Gesetze, die daraus hervorgehen, sind iihnlich den en , die aus del' 
Betrachtung der Liirchentabelle sich ergeben. Holz von bestimmtel' Ring
breite ist um so schlechter, je weiter nach oben die Probestiicke entnommen 
sind. Ein Unterschied zwischen beiden Tabellen besteht darin, dass bei im 
Schluss erwachsenen Kiefern die unteren Stammtheile bis zu 7 m Baumhohe 
etwa erheblich besseres, oberhalb 7 m dagegen geringwerthigeres Holz be
sitzen als die im lichteren Stande erwachsenen Baume. 

Vergleicht man den Splint del' verschiedenen Baume, so zeigt sich, dass 
mit Ausschluss del' oberen, innerhalb del' Baumkrone belegenen Schafttheile 
del' grosseren Ringbreite auch die bessere Qualitiit entspricht, wogegen im 

Kernholze umgekehrt die bessere Qualitat dem engringigen Holze entspricht. 
Ausnahmen kommon allerdings auch hier VOl', wie das ja erkliirlich ist, wo 
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74 Kapite! X. 

zwei sich einander in ihrer Wirkung bekampfende Einfliisse in Frage kommen, 
von denen bald der eine, bald der andere die Ueberhand gewinnt. 

Die beiden Fi ch ten tafeln lassen sehr auffiillige Verschiedenheiten, 
bedingt durch die Erziehungsart, erkennen. 

Bei bestimmter Ringbreite ist im Schlusse erwachsenes Holz in allen 
Baumhohen von nahezu gleicher Giite, wahrend im Hchten Stande Holz von 
gleicher Ringbreite nach oben an Giite zunimmt. Wie das erklart werden 
kann, habe ich Seite 68 naher ausgefiihrt. Die schnelle Erwarmung der 
o beren Bodenschichten und del' darin vorziiglich entwickeltell W urzeln der 

Fichte hat bei lichter Stellung ein friihzeitiges Erwachen der Zuwachsthatig
keit im unteren Baumtheile und desshalb eine relativ reichliche Friihjahrs

holzproduction zur Folge. 
Beim Vergleich der verschiedenen Biiume sehen wir, dass im 123 jahrigen 

Bestande das Splintholz um so besser ist, je engel' die Ringbreiten in jeder 
Baumhohe sind, dass aber ein Herabsillken desselben un tel' 0,8 mm mit 
einer Vermillderung der Giite verkniipft ist. Das allgemeine Sinken del' Holz
giite in den letzten 20 Jahren abel' giebt sich zu erkennen daran, dass fast 
ausnahmslos die Kernholzstiicke von besserer Qualitat sind, als die Splint
holzstiicke. Umgekehrt ist im 75jahrigen Bestande in del' unteren Halfte 
des Baumschaftes das Splintholz besser, als das Kernholz, da offenbar mit 
zunehmendem Alter auch del' Bestandesschluss. verbessert und zugleich die 
Holzgiite gestiegen ist. 1m Gipfel verhalten sich diese Fichten naturgemiiss 
iihnlich denen des anderen Bestandes. Jahresringe unter 1 mm Breite kom
men nicht VOl' und die grosste Qualitat liegt bier bei den engringigen Baumen. 

Was endlich die Wei s stan n e betrifft, so giebt die nachstehende Tabelle 
die Zusammenstellung del' Holzstiicke mit gleichen Ringbreiten. Zunachst 
fallt die grosse Verschiedenheit des Holzes bei gleicher Ringbreite del' ver
schiedenen Baumhohen auf. Insbesondere sind die beiden untersten Sectionen 
bedeutend bevorzugt VOl' den oberen. Es diirfte hierin die Abhiingigkeit des 
Beginnes vegetativer Thatigkeit von del' Erwiirmung del' in die Tiefe gehenden 
Wurzeln zum Ausdruck gelangen. 

1m Gegensatz zur Fichte zeigen die in den letzten 30 Jahren sehr wuchs
kraftigen, d. h. breitringigen Baume bessere Qualitiit, als die engringigen 
Stamme, wiihrend in den jiingeren Jahren, zur Zeit als das Kernholz und 
die Mittelstiicke gebildet wurden, die engringigen Baume besseres Holz be
sassen, als die breitringigen Biiume. 

Es geht auch hieraus wieder hervor, dass es zur Erziehung besseren 
Holzes angezeigt ist, in del' Jugend die Biiume im engen Schlusse zu er
ziehen, im hoheren Alter dagegen die Ringbreite zu fardel'll durch ange
messene Pflege del' Baumkrone. 
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78 Kapitel XI. 

Fiir die Beurtheilung der mittleren Holzgiite bei verschieden starken 
Baumen eines Bestandes ist im Auge zu behaHen, dass die geringeren Stamm
klassen bis zu dem Alter, in welchem ihr Zuwachs in Folge von Unter
driickung erheblich abnimmt, meist von besserer Holzqualitat sind, als die 
Baume der ersten Stammklassen, da das Erwachen ihrer cambialen Thatig
keit spater stattfindet, als bei den im Hohenwuchs vorangeeilten, und meist 
mehr auf lichten Stellen stehenden pradominirenden Baumen. Das zur Zeit 
der wirklichen Unterdriickung erzeugte Holz ist dagegen wieder sehr schlecht 
und driickt die mittlere Qualitat des Holzes solcher Baume wieder herab. 
Da nun sehr oft Baume, die in der J ugend unterdriickt waren, spater durch 
Lichtstellung zu Baumen erster Starke sich entwickeln, umgekehrt andere 
Baume, welche in der Jugend dominirend waren, durch noch kraftigere Nach
barn spater im W uchse zuriickgehalten wurden, so ist leicht einzusehen, wie 
Baume gleicher Dimensionen doch von sehr verschiedener Qualitat sein kon
nen. Daneben sind individuelle Verschiedenheiten zweifellos auch von grossem 
Einflusse auf die Qualitat des Holzes. 

Kapitel XI. 

Die Eigenthiimlichkeiten der einzelnen Holzarten. 

a. Das Liirchenholz. 

Das Larchenholz nimmt auch nach den Angaben in der forstlichen Lit
teratur unter den deutschen Nadelwaldbaumen mit Ausschluss der Eibe die 
erste Stelle ein. Gayer 1) giebt als Grenzen fur den Frischzustand 0,52 bis 
1,00, fiir den lufttrockenen Zustand 0,44-0,80 und als Mittelwerthe frisch 
0,81, lufttrocken 0,59 an. Der absolut trockene Zustand ware demnach etwa 
0,56 (0,41-0,77). Priifen wir auf Grund der vorliegenden Untersuchungen 
den Werth dieser Zahlen. 

Die Grenzwerthe, die ja bisher in der Wissenschaft eine grosse Rolle 
gespielt haben, verdienen nur wenig Beriicksichtigung. Beziiglich der Frisch
gewichte Hegen sie nach unseren Untersuchungen hoher, als Gayer sie an
giebt, namlich zwischen 57,4-114,4 (Gayer 52-100). Das Mittel der 
5 Baume des Revier Kranzberg (70jahriges Alter) betragt 81,8 (Gayer 81). 

1) Die Forstbenutzung. 6. Auff. 1883. 
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Die Grenzwerthe des trockenen Zustandes liegen zwischen 40,0-77,9 (Gayer 
41-77). 

Aus diesen Grenzwerthen sind wir aber durchaus nicht im Stande, ein 
Urtheil uns zu bilden iiber die mittlere Qualitat del' Holzer. Alter, Standort, 
Baumhohe, Klima, Erziehungsweise beeinflussen in dem bereits hervorge

hobenen Maasse die Giite des Holzes. 

Larche, 70 jahrig. 
- --

Bezeichnung 
Z ah I 

Baumbiibe der MittJere Substanz Specif. Schwinden 
der 

Rolzstiicke Ringbreite Gewicht Pl'obe-
stucke 

- I I 
I II Spli"' 

- I 47,4 54,8 13,4 G 
I 

1,5 Kern - 53,0 59,4 10,4 9 
Rolz 2,20 51,2 57,2 10,7 15 

I 

I 
Splint - 44,5 51,7 14,0 5 

6,7 Kern - 48,7 55,9 13,0 8 
Rolz 2,14 47,3 54,6 13,2 13 

) 
Splint - 43,7 50,1 12,7 5 

11,9 Kern - 48,6 55,3 12,2 8 
Rolz 2,08 47,2 53,8 12,4 13 

) 
Splint - 43,7 50,9 14,0 5 

17,1 Kern - 47,2 53,5 11,7 8 
Rolz 2,34 45,7 52,2 12,3 13 

l 
Splint - 43,7 50,8 14,0 5 

22,3 Kern - 46,1 52,2 11,4 6 
Rolz 2,50 44,4 51,0 12,9 11 

I 
Splint 

: I 

- 43,0 49,4 11,6 5 
27,5 Kern - 46,0 50,8 9,4 1 

Rolz 3,16 42,9 49,2 12,6 G 

Summa Splint 44,9 51,S 13,3 31 

Summa ganzer Rolzkiirper 48,5 I 55,2 12,1 I 71 

Die vorstehende Zusammenstellung giebt zuniichst einen Einblick in 
die Verschiedenheiten, welche durch die Baumhohe bedingt werden. Sowohl 
im Splint als im Kern sinkt die Qualitat bedeutend nach oben, demgemass 

vermindert sich auch das Gewicht des ganzen Holzkorpers von 57,2 (unten) 

auf 49,2 (oben). Del' Gesammtsplint des Baumes wiegt 51,8, del' ganze 

Holzkorper (Splint und Kern) 55,2. 
Dass die Abnahme del' Holzgiite nach oben allgemein und nicht nul' 

fUr den vorstehend bezeichneten Bestand giltig ist, beweisen die Seite 51-54 
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mitgetheilten Resultate der Untersuchungen an den 45 jiihrigen Liirchen des 

Nurnberger Reichswaldes, bei denen auf 11/2 m Hohe der ganze Holzkorper 

im Mittel 55,2 auf 10 m Hohe nur 52,0 wiegt. Eine 100 jiihrige Liirche 

aus Tyrol in 950 m Hochlage hatte auf Brusthohe 62,7, auf 9 m Hohe 57,0 
Gewicht. 

Es steht uns nun eine ganze Reihe von Untersuchungen an Liirchen zur 

VerfUgung, fUr die abel' nur das Holz auf 1-11/2 m Hohe vorlag. 

Das mittlere Gewicht ganzer Stiimme ist nach den vorliegenden Unter

suchungen um 2-3 niedriger, als das auf Brusthohe. Berechnet man hier

nach das Gewicht del' Stiimme aus Hochgebirgslagen von 1000 m und dariiber, 

so steIlt sich dasselbe durchschnittlich auf 60 (Kern und Splint zusammen

genom men). Das Kernholz ohne Splint stellt sich auf 62,0. Es handelt 

sich hierbei um Biiume zwischen 100-200 jiihrigem Alter. 

Vergleicht man hiermit das Liirchenholz der bayrischen Hochebene 

(500 m) und des Nurnberger Reichswaldes (300 m), so fehlen uns hier aller

dings die ganz alten Liirchen, immerhin sind die 70 jiihrigen Biiume des 

Reviers Kranzberg nahezu haubar und von denselben odeI' grosseren Dimen

sionen, wie jene Hochgebirgsliirchen. Sie zeigen im 70 jiihrigen Alter ein 

Gewicht von 55,2 (Kern und Splint), wiihrend das Kernholz etwa 57 besitzt. 

Dem 45 jiihrigen Alter entspricht ein mittleres Gewicht von 53 bei einem 

Kernholzgewicht von 52. 

Von ausserordentlicher Gute ist das Kernholz del' Aeste. Ein Ast 
(40 jiihrig) von 4,6 cm Durchmesser hatte bei 0,5 mm Ringbreite 82,2 fiir 

Kern und bei 0,33 Ringbreite 42,6 fiir Splint. 

Dagegen ist das W urzelholz sehr geringwerthig. Eine 70 jiihrige Wurzel 

von 6,0 cm Durchmesser hatte im Kern (0,6 mm Ringbreite) 43,2 und im 
Splint (0,3 mm Ringbreite) 34,8 Gewicht. 

Um zu zeigen, dass individuelle odeI' durch iiussere, nicht sofort el'kenn

bare Verhiiltnisse bedingte Abweichungen von diesen Regeln vorkommen, 

gebe ich umstehend das Untel'suchungsl'esultat zweier Larchen, von denen 

die eine in Hochgebil'gslage erwachsen, ungemein geringwerthiges Holz besass, 

wiihrend die zweite aus den baYl'ischen Vorbergen eine ausgezeichnete Gute 

erkennen liisst. Die untersuchten StUcke sind auf 1 m Baumhohe ent

nommen. 

Ein mil' durch Professor Tursky in Moskau ubersandtes Stammstiick 

del' sibirischen Larche von 24 cm Durchmesser, abel' nicht niiher bezeichneter 
Baumhohe zeichnete sich durch wenig dunklen Kern und sehr geringe Giite aus. 

Del' Splint von 3 mm Ringbreite hatte 47,2, del' Kern bei 3,4 mm Ring
breite 52,9 Gewicht, das ganze StUck im Mittel 50,7. 1ch untel'lasse es, 
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dies Holz wei tel' zu besprechen, da es mil' sehr wahrscheinlich ist, dass die 

Geringwerthigkeit eine specifische Eigenthiimlichkeit del' Larix sibirica sei. 

120jahrige Larche (cfr. vorige Seite unten). 

22 m Hohe, 26,4 cm Durchmesser, 1450 m Hochlage. Vereinzelte Zirbeln, 

Larchen und Fichten mit Latschen. 

Jahrlicher S pecifisches 
A I t e r Jahrringbreite Flachen- Trocken-

zuwachs gewicht 

107-120 (14) I 0,46 Splint 3,756 I 52,3 
92-106 (15) 0,90 

" 
6,715 54,2 

72- 91 (20) 0,75 Kern 4,925 56,3 
52 - 71 (20) 1,15 Rolz 6,178 59,3 
32- 51 (20) 1,55 • 5,697 56,7 
8- 31 (24) 1,80 

" 
2,420 55,0 

Durchschnitt 1,17 4,844 56,2 

70jahrige Larche (cfr. vorige Seite un ten). 

25 m Rohe, 26,8 Durchmesser, 540 m Hochlage. Ueberhiilter iiber 12 jahrigem 
Jungwuchs von Tannen etc. 

Jiihrlicher Specifisches 
A I t e r J ahrringbrei te Flachen- Trocken-

zuwachs gewicht 

57-70 (14) 2,43 Splint 17,850 I 58,1 
41-56 (16) 1,19 Kern 6,752 70,7 
27-40 (14) 1,93 

" 
8,180 67,7 

17-26 (10) 2,70 
" 

6,871 59,7 
5-16 (12) 

I 
2,25 

" I 
1,910 58,9 

Durchschnitt 2,03 8,547 62,6 

Bei keiner Holzart tritt so scharf und deutlich, wie bei del' Larche, die 
Gewichtszunahme hervor, die mit del' Veranderung des Splintholzes in Kern
holz verbunden ist. Allerdings sind wir nicht berechtigt, das Mindergewicht 
des Splintes gegeniiber dem Kern, wie solches die verschiedenen im Text 

vertheilten odeI' am Schlusse del' Arbeit zusammengestellten Tabellen zeigen, 

unmittelbar als die Differenz zu betrachten, welche durch die Verkernung 

noch ausgeglichen wi I'd , vielmehr miissen wir beriicksichtigen, dass mit der 

Zunahme des Massenzuwachses ja an sich eine Verbesserung, mit der Ab

nahme eine Verminderung auch del' Splintholzqualitat verkniipft ist, dass 

also die Differenz des Splintgewichts von dem Kern das Resultat zweier sich 
entweder summirender, odeI' oft auch gegenseitig theilweise aufhebender Ein
fliisse ist. Desshalb ist es auch nicht moglich, in Zahlen festzustellen, um 

Hartig, Das Holz der deutschen Nadehvaldbitume. 6 
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wie viel sich das Splintholz beim Uebergange zu Kernholz verbessert. J eden

falls ergiebt aber eine sorgfiiltige Priifung der vorliegenden Untersuchungen, 

dass unter Umstanden eine Gewichtszunahme bis zu 10 pCt. del' Substanz 
und mehr einzutreten vermag. In den Hochgebirgslagen scheint dieser Ver
kernungspl'ocess ein weit energischerel' zu sein, als in der Ebene und schon 

die tief rothbraune Fiirbung jenes Holzes spricht dafUr. 
Die alte Tyroler Larche Seite 40 hat im jiingsten Kern 77,9 Gewicht, 

im altesten Splinte nur 51,0, obgleich die Zuwachsgrosse nicht erheblich 
geringer ist, als in del' Zeit, in welcher das letzte Kernholz gebildet wurde. 

Die Gewichtsdiffel'enz betriigt also 26,9 oder etwa 50 pCt. der Splintholz

substanz. Es scheint, als werde unter gewissen Vel'hiiltnissen ein unge

mein grosser Antheil der Bildungsstoffe nicht zur Neubildung von Zellen, 
sondern zur Erzeugung jener verkernenden Substanzen verbl'aucht, welche 

vorwiegend aus Gerbstoffen bestehend aus den Parenchymzellen del' Mark

strahlen den angrenzenden Tracheiden sich mittheilt und die Wandungs
substanz gleichsam imprii.gnirt. 

b. Das Kiefernholz. 

Das Holz der gemeinen Kiefer hat nach Gayer, welcher meine iilteren 

Untersuchungen in seiner neusten Auflage schon beriicksichtigt, ein Frisch

gewicht von 0,38--1,04, ein Lufttl'ockengewicht von 0,31-0,74, ein mitt
leres Frischgewicht von 0,82 und ein mittleres Lufttrockengewicht von 0,52 
(= 0,49 Trockengewicht). 

Was zunacnst das Frischgewicht betrifft, so schwankt dasselbe nach 
Baumtheil und Jahreszeit zwischen 46,6 und 107,1 und betriigt im Mittel 
ganzel' Bestiinde von angehend haubarem Alter 82, wahrend bei sehr alten 
Baumen dasselbe auf 77,6 herabsinkt. Was die Grenzen des absoluten 
Trockengewichts betrifft, so Hegen diese zwischen 32,6-74,6 (G a yer 29 
bis 71). 

Um einen Einblick zu verschaffen in die Vertheilung del' organischen 
Substanz auf die verschiedenen Baumtheile, gebe ich nachstehend in zwei 

Tabellen die Zusammenstellung der Untersuchungsresultate del' beiden Kiefern
bestiinde bei Miinchen. 

Dieselben zeigen tl'otz verschiedenen Alters und ungleicher Erziehungs
weise doch im Ganzen dieselbe Durchschnittsqualitat. Der im Schluss und 
zwar in Untermischung mit Fichten und Tannen erwachsene 80-100jahrige 
Kiefernbestand hat zwar eine erheblich grossere Baumhohe, aber weitaus 
nicht die Starke der Baume auf BrusthOhe erreicht, welche den im lichten 
Stande erwachsenen 70 jiihrigen Kiefern eigenthiimlich ist. 
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70 jiihrige, im lichten Stande erwachsene Kiefern. 

Bezeichnung 

S'bwindonl 
Zahl 

Baumhiihe der 
Mittlere 

Substanz Specif. der 

Rolzstiicke Ringbreite Gewicht Probe-
stiicke 

I 
Splint - 45,8 52,3 12,2 6 

1,5 Kern - 44,7 49,6 9,8 12 
Rolz 2,78 45,0 50,6 10,7 18 

\ 
Splint - 43,1 49,3 12,4 6 

4,6 I Kern - 40,3 45,0 9,9 12 
Rolz • I 2,47 41,7 I 47,1 11,4 18 

! 

1 
Splint - 41,7 47,1 11,3 6 

7,7 Kern - 40,3 45,2 10,7 12 
Rolz 2,55 41,0 46,2 11,1 18 

) 
Splint - 42,5 49,1 12,8 6 

10,8 Kern - 40,9 45,6 13,6 12 
Rolz 2,50 41,8 47,3 11,5 18 

1 

Splint - 43,0 49,4 12,8 6 
13,9 Kern - 41,1 45,9 10,2 12 

Rolz i 2,60 42,0 48,1 12,0 18 
• I. 

Splint 
! 

42,3 47,9 11,6 6 

1 

-
17,0 Kern - 42,1 46,0 8,3 6 

! 
RoIz 2,57 42,4 . 47,6 10,9 12 

I Splint -
I 

41,1 47,3 11,1 6 
20,1 I Kern - 39,5 43,9 10,1 4 

RoIz 2,37 41,Q 46,1 11,1 10 

23,2 t Splint 1,95 40,2 44,2 9,4 4 

Dnrchschnitt des Splintes 43,1 49,1 - -
Summa des ganzen Rolzkiirpers 42,6 47,9 11,2 126 

80-100 j ii h ri ge, im Schlusse el'wachsene Kiefern. 

Splint 45,9 53,8 14,1 10 
1,5 Kern 45,0 51,1 11,9 22 

RoIz 2,02 45,6 51,8 12,8 32 

Splint 43,2 50,1 13,7 13 

6,7 Kern 41,3 46,7 11,5 20 
Rolz 1,83 42,2 48,4 12,6 33 

l Splint 40,8 46,2 11,7 13 

11,9 I Kern 39,6 44,5 11,2 18 
Rolz 2,06 40,3 45,5 11,5 31 

6* 
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80-100jahrige, 1m Schlusse erwachsene Kiefern. 

Bezeichnung 
Zahl 

Baumhiihe der Mittlere Substanz Specif. Schwinden 
der 

Holzstucke Ringbreite Gewicht Probe-

I 
stucke 

II Spli,t - 39,6 44,7 11,4 13 
17,1 Kern - 39,6 44,2 10,6 15 

Holz 2,30 39,6 44,4 11,1 28 

I 
Splint - 39,4 44,1 10,6 13 

22,3 Kern - 39,6 44,4 10,7 5 
Rolz • ! 2,50 39,5 44,2 10,6 18 

27,5 Holz . ! 2,G7 38,6 43,2 10,4 8 

Summa aller Probestamme, Splint 42,9 48,4 - -
Summa des ganzen IIolzkorpers 42,3 47,5 12.1 I 150 

Die Jahrringbreiten nehmen mit Ausnahme der untersten Section deut

lich nach oben zu, wahrend im 70jahrigen Bestande der lichtere Stand eine 

annahernd gleiche Ringbreite im ganzen Baum zur Folge gehabt hat. 
Der 80-100 jahrige Bestand lasst eine Steigerung der Qualitat im 

unteren Baumtheile von 11,9 an abwarts erkennen. Der Bestandesschluss 

und die Beschattung des Bodens hat also giinstig auf die Qualitat der unteren 
Stammtheile gewirkt, indem deren cambiale Thatigkeit verzogert worden ist. 

Der lichte Stand des 70 jahrigen Bestandes hat dagegen ungiinstig auf 
die Qualitat im unteren Stammtheile gewirkt. Von 4,6 m Hohe an bis zur 
Spitze des Baumes bleibt sich die Qualitat fast gleich. Sie ist in 4,6 m 

Hohe 47,1, bei 20,1 m 46,1 und nur auf Brusthohe ist die Qualitat bssser 

als im sonstigen Baume. 
Wir werden spater sehen, dass bei der Fichte die Beschattung des 

Bodens bei dichtem Schlusse denselben Einfluss auf die Qualitat der ver

schiedenen Baumhohen ausiibt, wie bei der Kiefer. Die mittlere Qualitat 
der Kiefer im 70-100 jahrigen Alter auf dr-m lehmigen und kalkreichen 
Boden der oberbayrischen Hochebene betragt also zwischen 47 und 48. 

1m 20 - 25 jahrigen Alter zeigt die Kiefer auf demselben Boden nach 
meinen alteren Untersuchungen ein mittleres Trockengewicht von 40,5. 

Vergleichen wir hiermit die Qualitaten der Kiefer auf anderen Stand

orten, so stehen uns zunachst meine Untersuchungen des Kiefernholzes der 
Mark Brandenburg zur Verfiigung. Nehmen wir an, dass das von mir da

mals berechnete Lufttrockengewicht um 3 hoher sei als das wirkliche Trocken

gewicht und vermindern wir um diesen Betrag das gefundene Lufttrocken-
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gcwicht, so ergiebt cine Zusammenstellung der je 5 Probestammc jcdes 
untersuchten Bestandes die Zahlen folgender Zusammenstellung. 

Durchschnitts-Trockengewicht ganzer Kiefernbestande der 
Mark Brandenburg. 

Mittlere Specif. 
Zahl 

Mittlere Specif. 
Zahl 

der der 
Baumhiihe Jahrring- Trocken-

Probe-
BaumhOhe Jahrring- Trocken-

Probe-
breite gewicht 

stiicke 
breite gewicht 

stiicke 

135 jahriger Bestand. II. Standortsgiite. 130 jahriger Bestand. II. Standortsgiite. 

1,2 1,81 60,2 1,2 2,00 

I 
55,7 

3,1 1,73 54,0 3,8 1,93 52,2 
5,0 1,75 51,6 7,5 1,91 47,7 
6,9 1,77 50,6 11,3 1,99 46,5 
8,8 1,77 48,0 15,1 2,05 45,5 

10,7 1,74 46,6 18,8 2,00 47,0 
12,5 1,74 47,2 22,6 1,95 46,7 

I 14,4 1,76 48,0 Durchschnitt 48,9 27 
16,3 1,71 45,0 

117 jlihriger Bestand. II.lIII. Standortsgiite. 18,2 1.72 48,7 
20,1 1,63 48,8 1,2 1,76 55,2 

22,0 1,75 47,3 3,8 1,72 52,6 

23,9 1,27 46,0 7,5 1,71 47,8 

Durchschnitt 50,9 59 11,3 1,80 46,2 
15,1 1,80 43,4 

135 jahriger Bestand. II./III. Standortsgiite. 18,8 1,87 43,8 
1,2 I 1,80 55,6 22,6 1,79 44,5 
3,1 1,77 53,6 26,4 1,82 46,0 
5,0 1,78 50,2 Durchschnitt 48,3 37 
6,9 1,71 49,2 
8,8 1,81 47,0 85 jahriger Bestand. L/II. Standortsgiite. 

10,7 1,78 43,4 1,2 2,22 57,6 
12,5 1,80 43,0 3,8 2,12 53,2 
14,4 1,83 47,2 7,5 2,11 48,4 
16,3 1,81 43,5 11,3 2,17 46,4 
18,2 1,68 48,0 15,1 2,38 44,8 
20,1 1,75 41,7 18,8 2,46 46,2 
22,0 1,75 46,0 22,6 2,83 46,7 

Durchschnitt 49,4 51 Durchschnitt 50,0 33 

Wir crkenncn zunachst, dass die Qualitat diesel' Bestandc eine mcrklich 
bessere ist, als die der Kiefern von Obcrbayern, obgleich der Massenzuwachs 
sowie der Hohenzuwachs nicht grosser ist als hier. 

Es scheint, dass der gute, tiefgriindige Sandboden besonders werth voIles 
Kiefernholz erzeugt. 1m Durchschnitt zeigen die Bestande del' Mark cin 

specifisches Trockengewicht im Haubarkeitsalter von 50,0, wahrend die 70-
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bis 100 jiihrigen Bestiinde Oberbayerns 47,5 -48,0 zeigen, allerdings in der 
Qualitiitszunahme noeh begriffen sind und wohl auf 49 emporsteigen diirften. 

Die mittleren Jahrringbreiten bleiben sieh in den alten Bestiinden der 

Mark nahezu gleieh und nur bei den jiingeren 85 jiihrigen und 117 jiihrigen 
Bestiinden, welehe noeh sehr dieht gesehlossen waren, nimmt die Ringbreite 
naeh oben etwas zu. Aueh bei dies en Bestiinden nimmt die Qualitiit von 
unten naeh oben bis etwa auf 11 m Hohe ab und bleibt sieh dann im 
oberen Sehafte nahezu gleieh, mit geringen Sehwankungen, die theilweise 
dureh die Gegenwart von Aesten in den Versuehsstiieken, die bei jenen 
iilteren Versuehen nieht zu vermeiden waren, sieh erkliiren. 

Die der Tertiiir- und Triasformation angehOrenden Sandboden scheinen 
weit weniger giinstig filr die Kiefer zu sein, als die norddeutsehen Sand
bOden, obgleich es schwer zu beurtheilen ist, in wie weit die geringere Giite 
durch Streurechen oder durch die Bodenbeschaffenheit an siGh bedingt wird. 

Aus dem Revier Geisenfeld bei Ingolstadt ist eine 235 jiihrige und eine 

115 jiihrige Kiefer untersueht und sind die sehr genauen auf Siid- und Nord
seite getrennt ausgefiihrten Untersuchungen am Schlusse diesel' Arbeit in den 
Einzeltabellen mitgetheilt. Die geringe Stammhohe in diesem Alter (23 
resp. 23,6 m) zeigt die Geringwerthigkeit des Standortes am besten an. 
Dem entsprechend ist die Qualitiit des 235 jiihrigen Baumes im Ganzen nur 
49,4, was fiir das hohe Alter und den relativ geringen Antheil des Splint
holzes als niedrig zu bezeichnen ist. Die Durchschnittsqualitiit des 115 jiih
rigen Baumes ebendaher betriigt 48,2, entspricht also etwa del' Qualitiit del' 
Kiefern aus Kranzberg. und Kasten. Erheblich geringwerthiger ist das Holz 
der Kiefern von den ausgeraubten Sandboden des Niirnberger Reichswaldes. 
lch verweise beziiglich des Einflusses der Bodengiite auch auf das, was ich 
Seite 59 bereits ausgefiihrt habe. Man darf wohl annehmen, dass im circa 
90 jiihrigen Alter die Kiefern des Niirnberger Reichswaldes etwa eine DUl'ch
schnittsqualitiit von 44-45,0 besitzen. 

Das grobere Astholz, sowie das geringere Reisholz alter Biiume hat nach 
meinen Untersuchungen in der Mark ein Trockengewicht von 48, steht also 
etwas tiefer im Werth als die Durchschnittsqualitiit del' ganzen Biiume. Es 
schwankt iibrigens das Gewicht des Astholzes ungemein und zwar in einem 
135 jiihrigen Bestande zwischen 43 und 57. Der sogenannte Stock, d. h. 
das unterste, bei der Fiillung des Baumes im Boden verbleibende Ende hat 

die weitaus grosste Giite. Im 135 jiihrigen Bestande betrug das Gewicht 62,8. 

Geringwerthiger sind die stiirkeren Wurzeln, doeh sind sie wohl in Folge 
grossen Harzgehaltes im Durchschnitt noch als Brennholz sehr werthvoll. 
Die untersuchten stiirkeren W urzeln eines 135 jiihrigen Bestandes schwankten 
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grossen Harzgehaltes im Durchschnitt noch als Brennholz sehr werthvoll. 
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im Gewicht zwischen 43 und 66,6, doch mochte ich aus del' geringcn Zahl 

del' Untersuchungen nicht eine Mittelzahl berechnen. 

c. Das Fichtenholz. 

Die Fichte nimmt nach Gayer in Betreff des specifischen 'l'rocken

gewichtes die flinfte Stelle unter den von mil' untersuchten Holzarten ein, 

d. h. sie steht unter del' Tanne. Das Frischgewicht schwankt nach ihm 

zwischen 0,40-1,07, im lufttrockenen Gewicht zwischen 0,36- 0,60 
(32-67 Trockengewicht). Del' Mittelwerth ftiT frisches Holz ist 0,76, flir 

lufttrockenes Holz 0,46 (0,42 Trockengewicht). 

Was zunachst das Frischgewicht betrifft, so liegen nach unseren Unter

suchungen die Grenzen zwischen 41-111,0. Das Mittel alterer haubarer 

Bestande betragt 76,6. Die Grenzen des absolut trockenen Gewichtes liegen 

nach unseren Untersuchungen zwischen 35,5- 60,0 (0,32-0,57 nach Gayer). 

Zur Beurtheilung del' Veranderungen des Holzes nach Baumhohe und 

Holzalter, sowie nach Erziehungsart verweise ich auf die beiden Tabellen 

Seite 64 und 66. 
Die im dichten Schlusse erwachsenon 125 jahrigen Fichten besitzen cine 

ausgozeichnete Qualitat von 47,9, stehen also dem bessoren Kiefernholze nicht 

sehr nacho Es ist dabei noch beachtenswerth, dass die Giite des Holzes von 

oben nach unten etwas zunimmt, abel' nicht in dem Maasse sich in den 

untersten Sectionon steigert, wie boi del' Kiefer. Vielleicht ist es berechtigt 

anzunehmon, dass die starke Borke del' Kiefer in dem untersten Stammtheile, 

durch welche die Erwarmung und friihzeitige Zuwachsthatigkeit zuriickgo

halten wird, Veranlassnng del' auffallenden Steigerung del' Qualitat dort ist, 

wahrend bei del' Fichte keine grosse Verschiedenheit in del' Rindenstarke 

del' unteren und oberen Baumhohe besteht. Die Giite des Fichtenholzes del' 

geschlossenen Bestande ist in dem oberen Baumtheile schon bei 6,7 m Hohe 

bessel' als bei den circa 90 jahrigen Kiefern del' bayrischen Hochebene, iiber

trifft selbst das Kiefernholz del' Mark Brandenburg, allerdings erst von etwa 

11 m Baumhohe an aufwarts. 

Dagegen ist das Holz im lichten Stande erwachsener Fichten auffallend 

geringwerthiger. 1m 75 jiihrigen Alter betl'iigt es 43,1, ist abel' noch in del' 

Zunahme begriffen. lch habe bereits fruher iiber den Einfluss del' Erziehung 

auf die Holzqualitiit gesprochen. Die geringe Giite spricht sich besonders in 

den unteren Baumtheilen aus, woselbst die mittlere Qualitiit nur 41,2 betriigt 

gegeniiber dem 'l'rockengewicht von 48,9 in geschlossen erwachsenem Bestande. 

1m lichten Stande tritt hier die ungewohnliche Erscheinung auf, dass 

das Holz in del' Giite von unten nach oben zunimmt. 
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Bei der vor 20 Jahren etwa licht, seit 10 Jahren vollig frei gestellten 
60 jahrigen Fiehte ist die Qualitat des Holzes von unten aufwarts bis zu 
6,7 m Hohe nahezu dieselbe wie hoher hinauf, bei 11,9 m Hohe nimmt 

dieselbe dagegen stark abo 

Der giinstige Einfluss diehten Bestandessehlusses auf die Giite des Fiehten
h01zes aussert sieh aueh in dem hohen speeifisehen Gewieht der unter
driiekten 70 jahrigen Fiehte Seite 47, und in der Qualitat der im Planter
walde erzogenen Hoehgebirgsfiehten. Auf 1 m Baumhohe zeigen die eng
ringigen Baume Seite 61 eine Qualitat von 47,6 im 270 jahrigen Alter, resp. 
46,3 am 150 jahrigen Baume. Bei letzterem erreieht die Giite in der ersten 
Jugend in Folge der Besehattung 56,2. Die darauf eintretende Freistel1ung 
lasst sofort die Qualitat bedeutend sinken, wogegen bei der 270 jahrigen Fiehte 

deutlieh der Einfluss der Unterdriiekungsperiode 120-180 dureh gute Be
sehaffenheit des Rolzes hervortritt. 

1m PHinterwalde iiberwiegt sehr oft der die Qualitat driiekende Einfluss 
der Liehtstellung (Friihzeitiges Erweeken der Zuwaehsthatigkeit und damit 
Erzeugung von Friihlingsholz) den die Qualitiit hebenden Einfluss der besseren 
Ernahrung. 

Die Qualitat des Fiehtenastholzes ist eine ausserordentlieh hohe. Ein 
Ast einer 110 jahrigen Fiehte von 4,8 em Durehmesser hatte auf der Ober
seite bei 0,35 mm Ringbreite (Radius 20 mm) ein Trot:kengewieht von 66,6 
und auf der Unterseite bei 0,5 mm Ringbreite (Radius 28 mm) 77,5, also 
durehsehnittlieh 72,1. 

1m Gegensatz hierzu ist das W urzelholz verhaltnissmiissig geringwerthig. 

Eine 86 jahrige Wurzel von 10,5 em Durehmesser zeigte sieh in den 
versehiedenen Lebensperioden abweehselnd epinastiseh und hyponastiseh. Die 
Untersuehung ergab folgende Zahlen: 

Oberseite 4,59 em Radius 

Splint 56-86 Jahre, Ringbreite 0,4 mm, Troekengewieht 44,8 
Mitte 33-55" ,,0,9 " " 50,3 
Kern 1-32" ,,0,4 " " 39,3 

Unterseite 5,91 em Radius 

Splint 56-86 Jahre, Ringbreite 1,0 " " 38,4 
Mitte 33-55" ,,0,55 " " 42,0 
Kern 1-32" ,,0,50 " " 42,4 

Das Durehsehnittsgewieht ist 41,8, steht mithin ziemlieh tief unter dem 
Gewieht des Fiehtenstammholzes. 
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d. Das Tannenholz. 

Nach Gayer steht das Tannenholz im Gewichte del' Fichte voran. 
Die Grenzen des Frischgewichtes sind nach ihm 0,77-1,23, des Lufttrocken
gewichtes 0,37-0,60. Del' Mittelwerth fiir Frischzustand ist 0,97, fiir Luft
trockenheit 0,47. 

Nach unseren, allerdings nur auf einen 95-110 jiihrigen Bostand und 
wenige Einzelbiiume beschriinkten Untersuchungen liegt die Grenze dos Frisch
gewichtes zwischen 45,4-111,b (0,77 -1,23 Gayer), ist also durchaus nicht 
merklich verschieden von der Fichte, wie man nach Gay or anzunehmen ge
neigt sein mochte. Das mittlere Frischgewicht der 105jiihrigen Biiume betragt 
80,1 (0,97 nach Gayer). 

Die Grenzen des absolut trockenen Gewichtes sind 33,3-52,9 (0,35 bis 
0,58 nach Gayer). 

Zur Beurtheilung del' Verschiedenheiten des Holzes nach Baumhohe und 
BaumaIter gebe ich nachstehende Zusammenstellung del' Untersuchung eines 
im guten Schlusse erwachsenen (95-110) durchschnittlich 103 jiihr. Bestandes. 

95-110 (103)jiihrige Weisstannen aus Revier Kranzberg. 

I 
Zahl 

Bezeichnung 
Mittlere Specif. der 

Baumhohe der Substanz Schwinden 
Rolzstucke Ringbreite Gewicht Probe-

stucke m mm gr pCt. 

( 
Splint 1,17 39,9 45,7 12,6 12 
Mitte 1,67 39,9 45,3 11,9 10 

1,5 Kern 2,31 38,7 43,6 11,0 12 
Rolz 1,68 39,3 44,7 11,8 34 

( 
Splint 1,14 39,1 45,0 12,8 12 
Mitte 1,68 38,0 43,5 12,5 9 

6,7 Kern 2,59 36,9 41,4 10,9 12 
Rolz 1,74 38,0 43,2 12,0 33 

I 
Splint 1,16 35,9 41,2 12,8 12 
Mitte 1,86 35,6 40,3 11,6 9 

11,9 Kern 3,00 35,1 39,2 10,4 12 
Rolz 1,90 35,5 40,2 11,9 33 

I 
Splint 1,34 36,5 41,4 11,8 12 
Mitte 2,15 35,7 40,4 11,6 6 

17,1 Kern 3,20 35,4 39,3 9,7 11 
Rolz 2,05 36,0 40,4 10,9 29 
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95--110 (103) j ah ri ge Wei s s ta n nen a us Re vi er Kranz b erg. 

Bezeichnung I Mittlere 

Zahl 

Baumhohe der Substanz Specif. Schwinden 
der 

Holzstiicke I Ringbreite Gewicht Probe-
stiicke 

I I 
I I Splint • I 1,92 I 36,7 41,2 11,2 12 

22,3 
Mitte 

: I 

3,21 

I 
35,9 40,3 

I 
12,8 5 

Kern 3,21 34,7 37,9 8,6 8 
Holz 2,42 36,3 40,4 10,4 9' 

I 

_J 

27,5 Holz 3,08 36,6 40,9 10,5 10 

30,0 Holz 3,30 I 41,3 44,9 8,1 2 

Durcbschnitt des Splintes I 37,9 43,0 - -
Summa aller Probestamme I 37,3 I 42,1 11,5 I 166 

Da die Splintholzstiicke noch besser sind als die Mitten, so nimmt also 
die Qualitat noch zu, die im Durchschnitt fiir aIle Stamme bis dahin 42,1 
betriigt. Es ist wohl anzunehmen, dass sich die Qualitiit innerhalb der 

nachsten 20 Jahre auf 43-44 erhebt, a\Jer schwerlich hoher. 

Es ist beachtenswerth, dass die beiden untersten Stammsectionen eine 

bessere Qualitat zeigen, dass aber von da an, bis zum Gipfel des Baumes, 

wenigstens bis zu 27,5 die Giite des Holzes sich fast vollig gleich bleibt. 
Zur weiteren Beurtheilung del' Holzgiite liegt mil' nun noch eine Reihe 

von Untersuchungen VOl' aus 1-2 m Baumhohe entnommenen Proben. Zu
niichst folgen zwei Stamme aus den bayrischen Voralpen bei 660 m Hochlage. 

150jahrige Weisstanne. 
21 m Hohe. 26,4 Durchmesser. Hochlage 660 m. Geschlossener Bestand 

von Fichte, Tanne, Larche und Buche. Aus natiidicher Besamung 
entstanden. 

Jabrlicher Specifisches 
A I t e r J abrringbreite FIachen- Trocken-

zuwachs gewicht 

126-150 (24) 1,04 8,280 48,9 
106-126 (20) 0,75 5,018 45,R 
86-106 (20) 0,55 3231 , . 46,9 
7(i- 86 (10) 1,00 5,215 46,6 
46- 76 (30) 0,70 2,969 52,9 
8- 46(34) 2,02 3,644 49,6 
Durchschnitt 1,05 4,599 48,6 
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160 jahrige Weisstallne. 

19 m Hohe. 28,8 Durehmesser. 660 m Hoehlage. Gemischter, aus nat tir

Heher Besamung entstandener Bestand von Fiehte, Tanne, Larche und Buche. 

J.hm"b"it, I 
JiihrIicher Specifisches 

A I t e r F1iichen- Trocken-
zuwachs gewicht 

140-160 (20) I 0,70 5,674 I 44,8 
120-140 (20) I 0,60 4,373 43,9 
100-120 (20) 0,60 3,921 47,5 
80-100 (20) 0,70 4,002 46,1 
60- 80 (20) 0,75 3,605 47,5 
40- 60 (20) 1,05 3,859 48,g 
16- 40 (24) 2,0 

I 
3,016 46,5 

Durchschnitt 0,94 4,03.') 46,3 

Offen bar sind beide Stamme von J ugend auf im engen Bestandessehlusse 

erwaehsen, del' von einer periodiseh eintretenden grosseren Lichtstellung unter

brochen worden ist. Die Qualitat ist zwar eine sehwankende, abel' doch im 

Allgemeinen vom Anfallg an nicht wesentIieh sich andernde. Sie steht mit 

47,4 im Durehsehnitt bei 1 m Hohe hoher als die des 105 jiihrigen Bestandes 

des Reviers Kranzberg (44,7), abel' doeh niedriger als die des 123 jahrigen 

Fiehtenbestandes (48,9). Sie ist etwa dieselbe, die von del' Hochgebirgsflchte 

erreicht wird. 

Eine ca. 80 jahrige, offenbar von Jugend auf ziemlich frei erwaehsene 

Tanne nahe bei Tegernsee (750 m Hoehlage) gefiiIlt, hatte nur 38,5 Troeken

gewicht bei einer mittleren Ringbreite von 2,6 mm. Eine 125 jahrige Tanne 
aus Sehleusingen im Thiiringcrwalde von 25 em Durehmesscr hatte 46,1, 
eine ca. 100 jiihrige Tanne ebendorther und von 19 em Durehmesser auf 
Brusthiihe hatte 45,6 Troekengewieht. AIle diese Zahlen erreiehen nieht die 

Hohe des Fiehtenholzgewiehtes, so dass ieh zu dem ResuItate gelange, dass 

unter gleiehen Wuehsverhaltnissen del' Fiehte in der Qualitat, d. h. im spe

eifisehen Troekengewieht Val' del' Tanne del' Vorrang einzuraumen ist. Wenn 

in vielen Fallen das Tannenholz besser ist als das Fichtenholz, so Hegt das 

wahl daran, dass die Tanne fast immer aus natiirlieher Verjii.ngung hervor

gegangen ist, wahrend so oft die Fiehte aus Pflanzbestiinden stammt, welehe 

der freieren Stcllung in der J ugend wegen eine weitaus geringere Giite 

zeigen. 

e. Das Zirbelkiefern- und das 8ergkiefernholz. 

Das Zirbelkiefernholz hat naeh Gayer ein Lufttroekengewieht von 

0,40-0,45 und ein mittleres Gewieht von 0,44 (0,41 absolutes Troeken-
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JiihrIicher Specifisches 

A I t e r F1iichen- Trocken-
zuwachs gewicht 
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80-100 (20) 0,70 4,002 46,1 
60- 80 (20) 0,75 3,605 47,5 
40- 60 (20) 1,05 3,859 48,g 
16- 40 (24) 2,0 

I 
3,016 46,5 

Durchschnitt 0,94 4,03.') 46,3 

Offen bar sind beide Stamme von J ugend auf im engen Bestandessehlusse 
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e. Das Zirbelkiefern- und das 8ergkiefernholz. 

Das Zirbelkiefernholz hat naeh Gayer ein Lufttroekengewieht von 

0,40-0,45 und ein mittleres Gewieht von 0,44 (0,41 absolutes Troeken-



Rapitel XI. 

gewicht). Nach den wenigen von mir ausgefiihrten Untersuchungen scheint 
diese Angabe noch zu hoch gegriffen zu sein. lch lasse. nachstehend einige 
Angaben folgen, die sich nur auf Holz aus 1-2 m BrusthOhe beziehen. 
Die 110 jiihrigen und 90 jahrigen Stiimme sind aus der Niihe von Berchtes
gaden, die beiden anderen Stiimme aus Sibirien. 

90jiihrige Pinus cembra aus Berchtesgaden. 

Durch-
S pecifiscbes Specifiscbes 

Baumhiihe Holztheil Ringbreite Lufttrocken- Trocken-
messer gewicht gewicht 

2m I 29,0 Splint 2,0 40,0 36,3 
Grenze 2,4 40,29 38,0 
Kern 3,0 41,12 37,7 
Kern I 1,7 47,30 I 43,2 

I 1m Ganzen I 1,9 I 42,30 I 38,70 

?jiihrige Pinus cem bra aus 8i biri en. 

I 28,0 Splint 3,0 41,1 37,25 
(45 Ringe) Grenze 3,0 42,31 38,70 

Kern 3,0 39,48 36,3 
Kern 4,4 39,01 35,8 

I-1m Ganzen I 3,1 40,5 37,0 

?jiihrige Pinus cembra aus Sibirien. 
12,0 Splint I 1,9 I 41,83 I 37,9 

(38 Ringe) Kern I 2,1 I 48,21 I 44,0 

-
1m Ganzen I 1,6 I 43,84 I 39,83 

110jiihrige Zirbelkiefer. 

12 m Hohe. 28,5 Durchmesser. 1450 m Hochlage. Vereinzelte Zirbeln, 
Liirchen, Fichten iiber Latschen. 

Jiihrlicher Specifisches 
A 1 t e r Jahrringbreite Flachen- Trocken-

zuwachs gewicht 

101-110 (10) 1,25 Splint 10,701 34,7 
86-100 (15) 1,66 

" 
12,305 34,4 

76- 85 (10) 1,90 Kern 11,401 35,5 
66- 75 (10) 1,80 8,708 36,1 
46- 65 (20) 1,60 

" 
5,228 39,5 

17- 45 (29) 1,24 
" 

1,404 46,1 
Durchschnitt 1,56 6,787 35,1 
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Das Trockengewicht auf Brusthohe scheint im Durchschnitt nicht iiber 
37 hinauszugehen, steht also auf der tiefsten Stufe unter den deutschen 

Nadel waldbiiumen. 
Was insbesondere auffiillig ist, das ist die besonders an dem 110jahrigen 

Stamme deutlich hervortretende Eigenthiimlichkeit, dass mit dem Alter, d. h. 

je weiter nach aussen, das Holz immer schlechter wird auch trotz zunehmen

dem Fliichenzuwachses. Das Untersuchungsmaterial ist zu ungeniigend, urn 

zu erkennen, ob es sich hierbei urn eine gesetzmiissige Erscheinung oder 
nur urn eine durch zufallige iiussere Verhiiltnisse bedingte Ausnahme handelt. 

Das Holz der Pinus montana habe ich nur an einem Stamm aus 950m 

Hochlage zu untersuchen Gelegenheit gehabt. Es steht darnach dem besten 
Kiefernholz der Mark Brandenburg vollig gleich und iibertrifft das Holz der 

gemeinen Kiefer in del' Gebirgslage urn ein sehr Bedeutendes. Nachst der 
IJiirche ist es also wohl als das beste Nadelholz in Deutschland zu be

zeichnen. 

100jiihrige Bergkiefer (Pinus montana). 

Achensee. 950 m. Hohe 14 m. 

Specif. 
Specif. 

Schwindeprocent aus 

Durch- Luft- ------------
Baumhiibe Holztbeil Ringbreite 

trocken-
Trocken- Luft- Trocken-messer gewicbt trocken-

gewicht gewicbt gewicbt 

1 m 
I 

23,5 Splint 
I 

0,7 I 60,9! I 57,34 I 4,0 
I 

10,8 
Grenze 2,0 

I 
63,84 58,81 

I 
5,9 10,9 

I Kern I 1,7 63,65 I 
58,82 4,5 

I 
10,2 

I 1m Ganzen I 1,2 62,86 I 58,36 
I 

4,8 10,6 , 
I 

8m 
I 

13,5 Splint 0,5 51,23 47,54 5,3 11,2 
Grenze 13 5032 4709 43 107 , , , 
Kern 1,6 48,80 45,10 6,8 11,6 

1m Gallzen I 1,1 50,32 46,81 5,2 11,1 

f. Vergleich der deutschen Nadelholzarten. 

Aus der Besprechung del' einzelnen Holzarten ergiebt sich schon von 
selbst, dass es nicht zuliissig ist, die einzelnen IIolzarten nach sogenannten 
Mittelwerthen zu schiitzen. Es hiingt vielmehr ungemein viel ab von dem 
Baumalter, dem Standorte und der Erziehungsart. Immerhin kann man auf 

Grund der vorliegenden Untersuchungen doch eine allgemeine Werthschiitzung 

der einzelnen Holzarten vornehmen. 

Auf allen Standorten nimmt die Larche den ersten Rang ein. Alte 
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haubare Liirchen des Hochgebirges haben 60,0. Haubare Liirchen del' 

bayrischen Hochebene haben 55,2, junge Liirchen von 45 jiihrigem Alter bei 

Niirnberg noch 53,0 Trockengewicht. Daran diirfte sich Pinus montana an

schliessen. 

Die gemeine Kiefer zeigt im haubaren Alter auf dem besseren Sand

boden del' norddeutschen Tiefebene ein mittleres Gewicht von 50-51, im 

70-100 jiihrigen al1gehend haubaren Alter auf del' bayrischen Hochebene 47 
bis 48. Die 90 jiihrigen Kiefern des entarteten Bodens des N iimberger Reichs
waldes zeigen 44 - 45. 

An die gemeine Kiefer reiht sich die Fichte an, die im dichten Schluss 

erwachsen mit 123 jiihrigem Alter eine Qualitiit von 48 erreicht, also dem 

Kiefernholze in Siiddeutsehland sich gleichsteIIt, abel' hinter dem besseren 

Kiefernholze Norddeutschlands zuriiekbleibL 1m lichten Stande erwachsen 

sinkt die Qualitiit an haubaren 70-80 jiihrigen Biiumen auf 43 herab, also 

unter den Werth des schleehtesten Kiefernholzes. 

Die Weisstanne erreieht auch in gut gesehlossenen Bestanden mit dem 

l00jahr. Alter nur die geringere Qualitat des Fichtenholzes von im lichten Stan de 

erwachsenen Biiumen mit 43. In sehr giinstigen Verhiiltnissen, d. h. bei von 
erster Jugend an sehr dichtem Stande diirfte die Qualitiit wohl noch hoher 

steigen, vielleicht 45-46 erreichen, doeh zweifle ich, dass die Oiite des 
engringig erwachsenen Fichtenholzes von der Tanne je erreicht wird. 

Tief unter del' Tanne steht dann die Zirbelkiefer, die selbst auf Brust
hohe nul' im Mittel 37 erreicht, also im ganzen Baume wohl zweifellos unter 

35 bleibt. 
Die vier wichtigsten Holzarten schwanken daher im Haubarkeitsalter je 

~aeh dem Standort und del' Erziehungsweise wie folgt: 
Larche 60-55 
Kiefer 51--45 
Fichte 48-43 
'l'anne 45-42. 

Diese Zahlen repriisentiren den Durchschnitt ganzer Bestande. 

Kapitel XII. 

Der Wassergehalt der N adelholzbaume. 
Naehfolgend werde ich nur insoweit iiber den Wassergehalt der Nadel

holzbiiume red en , als es sieh um die technischen Eigenschaften des Holzes 

handelt, wahrend die physiologischen Folgerungen, insoweit diese nicht schon 
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Dpr Wassergehalt del' Nadelholzhiinme. 

friiher aus den Untersuchungen von mir gezogen sind, elDer spiiteren Bear
beitung iiberlassen bleiben sollen. 

Unsere Nadelwaldbiiume fiihren nur 1m Splintholze liquides Wasser; 
das Kernholz, mag dasselbe sich durch dunklere Fiirbung von dem 

Splintholze auszeichnen, oder nicht, enthiilt im Wesentlichen nur soviel 

Wasser, als die Holzsubstanz, d. h. die Wandung der Organe in sich aufzu

nehmen im Stande ist. Bei der Liirche betriigt dies 53 pOt. yom Trocken

volumen im Splintholze und 48 pOt. yom Trockenvolumen des Kernholzes. 

Die Kiefer nimmt im Splintholz 55 pOt., im Kernholz 48 pOt. Wasser auf. 

Die Fichte nimmt gleichmiissig im Splint und Kern 60 pOt., die Weisstanne 

nur 50 pOt. Wasser anf. Das Lumen der Organe ist beim Kernholz mit Luft 

gefiiIIt und nur die Tanne fiihrt im unteren Stammtheile auch Wasser im Kern. 

1m Splintholze befindet sich auch im Lumen der Organe neben der Luft 

noch Wasser im liquiden Zustande, und dieses ist nach Baumtheil und 

Jahreszeit ungemein schwankend, wenn auch weitaus nicht die Differenzen 

auftreten, wie im Splintholze del' Laubholzbiiume. 1m Allgemeinen gilt als 

Regel, dass der Wassergehalt nach oben etwas zunimmt, doch treten mancherlei 

Abweichungen von dieser Regel auf, deren Betrachtung uns unmittelbar in 

die Lehre von der Wasserstromung fiihren wiirde. 

Nimmt man den ganzen Holzkorper zusammen, so steigert sich der 

mittlere Wassergehalt von unten nach oben sehr rapid, weil das Verhiiltniss 

des Splintholzes zum Kernholz nach oben sich immer giinstiger gestaltet. 
Fiir den 'fechniker hat diesel' Wassergehalt des ganzen Holzkorpers ein 

grosseres Interesse als der Wassergehalt des Splintkorpers allein. 
Nachstehend gebe ich in der Kiirze eine Zusammenstellung des Wasser

gehaltes del' Biiume in vollig frischem Zustande, bemerke aber, dass der 

lufttrockene Zustand durchschnittlich noch 5 pOt. des Lufttrockenvolumens 
an Wasser enthiilt odeI' anders ausgedriickt, dass die nachstehend mitge

theilten Zahlen, welche die Differenz des Wassergehaltes zwischen ganz frischem 

und absolut trockenem Holz angeben, um etwa 5 zu vermindern sind, wenn 

man den Wasserverlust frischen Holzes bis zum Austrocknen in sehr trockener, 

aber nicht kiinstlich getrockneter Luft erhalten will. 
Was zuniichst die L iir ch e betrifft, so kann ich nur die U ntersuchungs-

ergebnisse an den 70jiihr. Liirchen des Reviers Kranzberg hier zusammenfassen. 

Der Wassergehalt in Gramm auf 100 ccm Frischvolumen betrug: 

Ende December im Splint 60,4, im Kern 20,5, 1m Ganzen 35,9 gr 

Anfang April " " 59,0" " 16,8" " 34,2" 

Ende Juni "" 63,4 " " 22,0" " 36,9" 

Am 11. October" " 59,G " " 17,2" " 31,4" 
60,6 1\),1 34,6 gr 
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Del' Monat Juni / J uli ist also die Zeit des grossten Wassergehaltes, der 
April und October die Zeit der grossten Wasserarmuth. 

Nach der Baumhohe vertheilt sich das 'Vasser in folgender Weise: 

Bei 1,5 m Baumhohe 1m Ganzen 31,1, 1m Splint 58,4 gr 

6,7" " " " 32,5" " 59,4" 
11,9" " " " 34,2" "59,9,, 

17,1 " " " " 35,7" " 60,7" 
22,3" " " " 45,2" " 60,5" 

27,5 " " " " 63,1" " 63,1" 
Es bedarf kaum der Erwahnung, dass diese Zahlen, wenigstens insoweit 

sie den Wassergehalt der ganzen Baume betreffen, nach dem Baumalter sich 
wesentlich modificiren. Je jiinger die Baume, um so mehr nahern sich den

selben die Splintzahlen, je alter, um so mehr die Kernholzzahlen. 
Die Kiefer enthalt weniger Wasser im Kern und fast ebensoviel Wasser 

wie die Larche im Splint, da aber del' Splint viel breiter ist, so ist del' Ge
sammtgehaIt an Wasser erheblich grosser. 

1m 100-110 jahrigen Alter enthaIt die Kiefer 
am 3. April im Splint 57,7, im Kern 12,0, lin Ganzen 38,2 gr 

" 29. J uni" " 60,3" " 12,3" " 36,5" 
1m 80 jahrigen Alter enthalt die Kiefer 
am 10. October im Splint 60,2, im Kern 17,9 

" " 50,1" 
" 30. December" " 59,2 " " 13,9 " " 40,9" -------

Durchschnittlich im Splint 59,4 
Leider sind die Altersunterschiede zu gross, um directe Vergleiche des 

Wassergehaltes del' vorstehenden Baume anstellen zu konnen, doch unterliegt 
es keinem Zweifel, dass auch bei der Kiefer del' Wassergehalt im Splint 
mit 60,3 Ende Juni sein Maximum, im April mit 57,7 sein Minimum 
erreicht. 

1m 70-75jahrigen Kiefernbestande ist der Wassergehalt auf 100 ccm 
Frischvolumen 

am 2. Januar irn Ganzen 44,8, im Kern 

" 4. Marz " " 38,0" " 

" 
14. 

" " " 
35,1 

" " 
" 

19. Mai 
" " 

32,5 
" " 

" 
9. Juli 

" " 39,~ " " 
" 

12. October 
" " 

39,5 
" " 

12,8, 1m Splint 57,7 gr 

12,3" " 57,4" 
14,3 " 

12,3 " 

12,6 " 
14,0 " 

" 
" 
" 
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51,4 
" 

51,2 
" 

57,5 
" 52,8 
" 

Durchschnittlich 38,3, im Kern 13,1, im Splint 54,7 gr 

Nach del' Baumhohe getrennt vertheilt sich del' Wassergehalt des ganzen 
Holzkorpers im Durchschnitt aller Stamme wie folgt: 

96 ICapitel XII. 

Del' Monat Juni / J uli ist also die Zeit des grossten Wassergehaltes, der 
April und October die Zeit der grossten Wasserarmuth. 

Nach der Baumhohe vertheilt sich das 'Vasser in folgender Weise: 

Bei 1,5 m Baumhohe 1m Ganzen 31,1, 1m Splint 58,4 gr 

6,7" " " " 32,5" " 59,4" 
11,9" " " " 34,2" "59,9,, 

17,1 " " " " 35,7" " 60,7" 
22,3" " " " 45,2" " 60,5" 

27,5 " " " " 63,1" " 63,1" 
Es bedarf kaum der Erwahnung, dass diese Zahlen, wenigstens insoweit 

sie den Wassergehalt der ganzen Baume betreffen, nach dem Baumalter sich 
wesentlich modificiren. Je jiinger die Baume, um so mehr nahern sich den

selben die Splintzahlen, je alter, um so mehr die Kernholzzahlen. 
Die Kiefer enthalt weniger Wasser im Kern und fast ebensoviel Wasser 

wie die Larche im Splint, da aber del' Splint viel breiter ist, so ist del' Ge
sammtgehaIt an Wasser erheblich grosser. 

1m 100-110 jahrigen Alter enthaIt die Kiefer 
am 3. April im Splint 57,7, im Kern 12,0, lin Ganzen 38,2 gr 

" 29. J uni" " 60,3" " 12,3" " 36,5" 
1m 80 jahrigen Alter enthalt die Kiefer 
am 10. October im Splint 60,2, im Kern 17,9 

" " 50,1" 
" 30. December" " 59,2 " " 13,9 " " 40,9" -------

Durchschnittlich im Splint 59,4 
Leider sind die Altersunterschiede zu gross, um directe Vergleiche des 

Wassergehaltes del' vorstehenden Baume anstellen zu konnen, doch unterliegt 
es keinem Zweifel, dass auch bei der Kiefer del' Wassergehalt im Splint 
mit 60,3 Ende Juni sein Maximum, im April mit 57,7 sein Minimum 
erreicht. 

1m 70-75jahrigen Kiefernbestande ist der Wassergehalt auf 100 ccm 
Frischvolumen 

am 2. Januar irn Ganzen 44,8, im Kern 

" 4. Marz " " 38,0" " 

" 
14. 

" " " 
35,1 

" " 
" 

19. Mai 
" " 

32,5 
" " 

" 
9. Juli 

" " 39,~ " " 
" 

12. October 
" " 

39,5 
" " 

12,8, 1m Splint 57,7 gr 

12,3" " 57,4" 
14,3 " 

12,3 " 

12,6 " 
14,0 " 

" 
" 
" 
" 

51,4 
" 

51,2 
" 

57,5 
" 52,8 
" 

Durchschnittlich 38,3, im Kern 13,1, im Splint 54,7 gr 

Nach del' Baumhohe getrennt vertheilt sich del' Wassergehalt des ganzen 
Holzkorpers im Durchschnitt aller Stamme wie folgt: 



Der Wassergehalt der Nadelholzb1iume. 97 

Bei 1,5 m Hohe = 35,2 gr 

" 
4,6 

" " 
35,2 

" 
" 

7,7 
" " 

= 36,2 " 
" 

10,8 " " 
= 40,0 " 

., 13,9 
" " 

= 45,2 " 
" 

17,0 
" " 

= 51,6 " 
" 

20,1 " " 
= 56,4 

" 
" 

23,2 
" " 

= 58,1 
" 

1m 20-35 jiihrigen Alter enthalten die Kiefern 1m Ganzen 60,5 gr 
Wasser auf 100 ccm Frischvolumen. Das entspricht dem Wassergehalt des 
SpIintkorpers alter Biiume. 

Mit dem hoheren Alter sinkt der Wassergehalt entsprechend dem zu
nehmenden Antheile des Kernholzes an der ganzen Holzmasse. Eine 115-
jiihrige Kiefer aus Geisenfeld enthielt im Ganzen 36,1 gr, eine 235 jiihrige 
Kiefer ebendaher nur 34,4 gr Wasser. 

Nach meinen Untersuchungen der Kiefer in der Mark Brandenburg 
belief sich der Wassergehalt ganzer Biiume 

im 135 jiihrigen Alter (31,7 + 5) = 36,7 gr, Octoberfanung, 

,,135 " ,,(34,2 + 5) = 39,2 " " 
,,117 " ,,(28,2 + 5) = 33,2 " ApriIfiillung, 
" 85 " ,,(36,6 + 5) = 41,6 " MiirzfiiIIung. 

Diese Zahlen stimmen recht gut mit denen meiner neuen Untersuchun
gen, wenn man Bestandesalter und Fiillungszeit bei dem Vergleich in Riick
sicht zieht. Allerdings darf man nicht vergessen, dass lndividualitiit und 
Stammstiirke eine wesentIiche Rolle mitspielen. 

Der WassergehaIt des stiirkeren Kiefernastholzes aus einem 135 jiihrigen 
Bestande betrug (37,2 + 5) = 42,2 gr, wiihrend das Wurzelholz desselben 
Bestandes (47,2 + 5) = 52,2 gr Wasser enthieIt. 

Die F i ch te zeigt im enggeschlossenen erwachsenen Bestande bei 123-
jiihrigem Alter an Wasser auf 100 ccm frischen Holzes 

am 30. December im Splint 61,7, im Kern 16,0, im 

" 3. April " " 59,4,,, " 13,1,,, 
" 29. Juni " " 63,3,,, " 12,6,,, 
" 10. October " " 58,3,,, " 14,2, " 

Ganzen 33,6 gr 

" 30,5" 

" 
" 

36,2 " 
33,0 " 

also durchschnittlich 1m Splint 60,7, im Kern 14,0, im Ganzen 33,3 gr 
Ein wesentlicher Unterschied im Wassergehalt des Splintes von dem 

der Kiefer besteht also nicht. Der Hochsommer ist durch den grossten 
Wassergehalt, der April und October durch den geringsten Wassergehalt 
ausgezeichnet. 

Das Wasser ist nach Baumhohe vertheilt wie folgt: 
Hartig, Das HoIz der deutschen NadeIwaIdbaume. 7 
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bei 1,5 m Hohe im 

" 
6,7 " " " 

" 
11,9 " " " 

" 
17,1 

" " " 
" 

22,3 " " " 
" 

27,5 
" " " 

" 32,7 " " " 
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Ganzen 30,6, 

" 
28,8, 

" 
30,6, 

" 
34,5, 

" 
40,8, 

" 
51,9, 

" 66,6, 

im 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Splint 61,1 gr 

" 58,1" 
" 58,1" 

" 
" 
" 
" 

59,8 " 
63,7 " 
67,0 " 
66,6 " 

Dem 75 jiihrigen, 1m lichten Stande erwachsenen Bestande entspricht 
nachstehend er Wassergehalt: 

Am 2. Januar ganzer Wassergehalt 40,7, Kern 12,6, im Splint 65,5 gr 

" 4. Miirz" " 39,4,,, 14,3,,, " 61,8" 
"14.,, " " 37,9,,, 13,4,,, " 61,1" 
" 19. Mai " " 37,7,,, 12,6,,, " 64,7" 
" 9. Juli " " 48,1,,, 15,7,,, " 66,0" 
" 11. October" " 39,2,,, 13,7,,, " 63,6 " 

Durchschnittlich 40,5, Kern 13,7, im Splint 63,8 gr 
Nach Baumhohe vertheilt sich das Wasser des ganzen Holzkorpers in 

nachstehender Weise: 
Bei 1,5 m 37,2 gr 

" 4,6" 35,8" 
" 7,7" 36,7" 
" 10,8" 40,1 " 
" 13,9" 45,8" 
" 17,0" 51,3" 
" 20,1" 53,6" 
" 23,2" 58,6 " 
" 26,3" 61,6" 

Wie in der Natur der Sache begriindet liegt, entspricht dem jungen 
Alter der hohere Wassergehalt, da der Splint verhiiltnissmassig einen grosse
ren Antheil am HoIze nimmt, als bei iilteren Baumen. 

Dem 25-35jiihrigen Alter entspricht ein Wassergehalt von 56,6 gr pro 100 
Frischvolumen. Fichten von 35jiihr. Alter fiihren bereits ziemlich viel Kernholz. 

Was endlich die Weisstanne betrifft, so scheint deren Wassergehalt 
im Splinte von allen Nadelholzbiiumen am hOchsten zu sein. 

1m 105 jahrigen Bestande enthieIten 100 Frischvolumen 
am 30. December im Splint 66,4, im Kern 16,9, 1m Ganzen 44,3 gr 

" 3. April " " 67,5 " " 13,4" " 39,5" 
" 29. Juni "" 66,8" " 16,6" " 39,2" 
" 10. October " " 68,3 " " 22,9" " 48,3 " 

Durchschnittlich 67,2, im Kern 17,4, 1m Ganzen 42,8 gr 
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Nach del' BaumhOhe vertheilt sich das Wasser wie folgt: 
In 1,5 m Hohe enthalt del' Splint 62,7, del' ganze Holzkorper 40,4 gr 

" 6,7"" " " "66,5",, " 39,8" 
" 11,9"" " " "69,2",, " 40,5" 

" 17,1"" " " " 70,1 "" " 46,7" 
" 22,3"" " " "69,9",, " 50,9" 

" 27,0"" " """ 65,1" 
" 30,0"" " """ 66,9" 

Das Weisstannenholz enthiilt mit 67,2 den grossten WassergehaIt im 
Splint (Larche 60,6, Kiefer 59,4, Fichte 60,7). Dagegen ist der Kern mit 
17,4 gr (Larche 19,1, Kiefer 14,0, Fichte 14,0) etwas trockener als del' del' 
Larche, abel' wasserreicher als del' del' Kiefer und Fichte. Del' grossere 

. WassergehaIt des Larchenkernes ist begriindet in del' grosseren Substanzmeuge, 

die also auch in sich mehr Wasser aufnimmt, als ein gleich grosses Volumen 
Tannenholz. Dicht iiber dem Boden, d. h. in Stockhiihe, enthalten manche 
Tannen fast so viel Wasser im Kern, als im Splinte. In einem FaIle fand 
ich 55,2 gr auf 100 Frischvolumen Kernholz. 

Kapitel XIII. 

Das Schwinden des N adelholzes. 

Wenn das Wasser, welches im liquiden Zustande die Lumina del' Holz
organe theilweise ausfiillt, verloren geht, so ist damit noch keine Volum
verminderung des Holzes verkniipft. Das sogenannte Schwinden beginnt 
erst dann, wenn auch die Wandungen einen Theil ihres Wassel's abgeben. 
1m lebenden Nadelholzbaume enthalt del' Kern in del' Regel gar kein fliissiges 
Wasser, vielmehr gerade so viel Wandungswasser, als zur 8attigung desselben 
nothig ist. 

Wir sehen desshalb das Kernholz im unveranderten Volumen sich er
haIten und nul' selten zeigen einzelne, von del' Markrohre ausgehende Risse 
bei del' Fiillung, dass del' Kern bereits Wandungswasser abgegeben hat, mit
hin geschwunden ist. 

Die eingehenden Untersuchungen libel' die Wassermengen, welche die 
Wandungssubstanz del' verschiedenen Ho]zarten in sich aufzunehmen vermag, 

haben gezeigt, dass bei del' Tanne 50 pCt., bei del' Fichte 60 pC., bei der 
Larche im Durchschnitt im Kern und Splint 50 pCt., desgleichen bei Kiefern 
50 pCt. vom Volumen del' Holzwandungssubstanz an Wasser in del' ge
siittigten Wandung sich befindet. 
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Ware das Holz ein homogener Korper, dann wiirde ziemlich gleichmassig 

die aussere Volumenverminderung soviel betragen, als Wasser beim Trocknen 

austritt. Da das Holz ein zelliger Korpel' ist, so entspricht das Schwinde

pl'ocent nicht ganz dem Wassel'verlust, da ein Theil der Volumenvermin

derung durch Vergrosserung der Zelllumina verloren geht. 

Ueberraschend ist abel', ein wie geringer Theil der Volumverminderung 
ausserlich nicht zum Ausdrucke gelangt. Ich werde nachstehend an einigen 
Beispielen dies darthun. 

1. 100 Frischvolumen Tannenholz enthaIten nach der Tabelle auf Seite 90 
373 

37,3 gr Substanz oder 1,56 = 23,9 Volumen Trockensubstanz. 

Da die Wassercapacitat = 50 pet. betragt, so miisste das Tannen

holz im gesattigten Zustande um 2~~ = 11,95 pet. grosser sein. 

Thatsachlich ist das Schwindeprocent aber nicht 11,95, sondern 

11,5 pet. nach dem Durchschnitt der Tabelle. 
Das 'l'annenholz schwindet also beim Trocknen fast genau so, 

wie ein homogener, nur aus Holzsubstanz bestehender Korper schwin

den wiirde. 
2. 100 Frischvolumen Fichtenholz des 123 jahrigen Bestandes enthalten 

414 41,4 gr feste Substanz oder TIs = 26,5 Volumen Trockensubstanz. , 
Diese sind im Stande 60 pet., also 15,9 Volumen Wasser aufzu
nehmen. Die wirkliche Schwindung von 100 Frischvolumen des 

Holzes betragt aber nicht 15,9, sondern 13,5 pet. 
3. 100 Frischvolumen Fichtemholz des 75 jahrigen Bestandes enthalten 

37,4 gr, also 23,9 Volumen feste Substanz. Diese sind im Stande 
23,9 X 0,6 = 14,3 Volumen Wasser aufzunehmen. Das thatsiich
liche Schwindeprocent ist 13,1. 

4. 100 Frischvolumen Larchenholz enthaIten 48,5 gr, also 31,1 Volu
men Trockensubstanz. Die Wassercapacitiit ist 31,1 x 0,5 = 15,5. 
Das wirkliche Schwindeprocent betragt nur 12,1. 

5. 100 Frisch volumen Kiefernholz enthalten 42,6 gr oder 27,3 Volu

men Trockensubstanz. Diese nehmen 27,3 x 0,5 = 13,6 Volumen 

Wasser auf. 

Das Schwindeprocent betragt nur 11,0 pet. 

Man erkennt aus dies en Zahlen, dass von der Volumenverminderung der 
Substanz ein geringer Theil nicht ausserlich zum Ausdruck gelangt, vielmehr 
in Erweiterung del' inneren Hohlraume besteht. 

Die Priifung der Schwindeprocente in den verschiedenen Zusammen
stellungen ergiebt nun, dass dieselben um so grosser sind, je enger die 
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Die Priifung der Schwindeprocente in den verschiedenen Zusammen
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Jahresringbreite ist. Wir wissen, dass in der Mehrzahl der FaIle die engen 

Jahresringe auch die bessere Qualitat reprasentiren, d. h. eine grossere Sub

stanzmenge besitzen und nach dem Vorangehenden ist ja leicht einzusehen, 
dass das Schwinden um so starker sein muss, je mehr Substanz ein Holz

stuck enthalt. 

Es scheint aber die Ringbreite einen Einfiuss auf das Schwinden auch 

unabhangig von der Substanzmenge in dem Sinne auszuuben, dass das 

Schwindeprocent mit abnehmender Ringbreite wiichst, auch dann, wenn die 

grosste Substanzmenge den breiteren Ringen angehort. 

Besonders auffallig tritt das z. B. bei der Weisstanne, Seite 77, hervor. 

Gleiches beobachtet man auch bei den anderen Holzarten. 

Das Schwinden ist aber nicht allein verschieden nach der Substanzmenge 

und der Ringbreite, sondern wird auch durch den Verkernungsprocess beein

flusst. Die einzelnen untersuchten IIolzarten verhalten sich in dieser Be

ziehung allerdings durchaus verschieden. 

Bei Tanne und Fichte ist beim Uebergange aus dem Splintzustande in den 

Kern keine andere Veranderung w bemerken, als der Verlust des liq uiden 

Wassers aus dem Lumen der Organe, an des sen Stelle Luft tritt. Es ist das ein 

Process, der nicht plotzlich VOl' sich geht, sondern eine Reihe von Jahren 

hindurch allmalig sich vollzieht, denn die inneren Splintschichten werden 

immer wasserarmer und die Ausscheidung diesel' Uebergangsschicht von dem 

fertigen Kern und dem zur Wasserleitung noch vollauf befahigten Splint hat 

ja die Aussonderung del' Mittelstucke veranlasst. 

Die Wandungssubstanz des Tannen- und Fichtenholzes bleibt unver

iindert und r.eigt desshalb auch diesel ben Schwindeprocente im Splint- und 
Kernzustande. Eine sorgfiiltige Prufung del' fiir Splint, Mitte und Kern ausge
schiedenen Schwindeprocente del' Tabelle auf Seite 64 u. 66 zeigt, dass mit sehr 

wenigen Ausnahmen die Schwindeprocente im Kern am geringsten, im Splint 
am grossten sind correspondirend mit del' grosseren Dichtigkeit des Holzes. 
In clem 125 jahrigen Fichtenbestande, dessen Splintholz geringwerthiger ist, 

als das Holz del' Mittelstiicke, sind auch die Schwindeprocente del' Mittel

stucke grosser als die der Splintholzstucke. 

Auch beim Kiefernholz scheint ein Unterschied im Schwinden zwischen 

Kern und Splint lediglich aus der grosseren Dichtigkeit des Splintholzes e1'

klarlich. Die Kernholzstucke zeigen fast durchweg ein ge1'ingeres Schwinden, 

als die Splintstiicke, sind aber auch erheblich substanzarmer. 

Durchaus verschieden hiervon verhiilt sich das Lal'chenholr.. Die 

Schwindepl'ocente, wie sie in del' Tabelle Seite 79 mitgetheilt sind, zeigen 

ebenfalls fur den Kern geringere Satze, als fur den Splint, abel' letzterer ist 

bedeutend substanzarmel' als del' Kern. 
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Hier gilt also nicht der Satz, dass mit der Substanzmenge auch das 
Schwinden zunimmt. Wir sind berechtigt zu der Annahme, dass die mit 
der Verkernung verbundene Zunahme der Substanz fiir den Process des 
Schwindens indifferent ist. lch glaube, dass man diese auffiiIlige Thatsache 
in zweierlei Weise erkliiren kann. Die Kernsubstanz (Gerbstoffe u. s. w.), 
welche beim Uebergange aus dem Splint in den Kernzustand im Holze ab
gelagert wird und dasselbe bedeutend substanzreicher macht, lagert sich 

theilweise auf der lnnenwand der Zellen ab, theilweise dringt sie in die 

Micellarinterstitien der Wandungssubstanz ein, verdriingt einen Theil des 
1mbibitionswassers und tritt an dessen Stelle. 

Was den im Lumen der Zelle abgelagerten Theil des Kernstoffs betrifft, 
so ist derselbe offenbar fur die Erscheinungen des Schwindens ganz indiffe
rent. Derselbe beschriinkt nur die Gesammtheit der inneren, mit Luft ge
fiillten Zellenriiume, ohne den Holzkorper im Ganzen bei seiner Volumver
minderung irgendwie zu beeinflussen, wie das ja auch nicht bei etwaigem 
kornigen ZellinhaIte eintreten wiirde. Derjenige Theil del' Kernsubstanz, 
welcher in die Wandungssubstanz eingedrungen ist, erhoht zwar die Sub
stanzmenge und das specifische Gewicht, ohne jedoch das Volumen des 
frischen Holzes zu vergrossern, was ja unmoglich ware. Beim Trocknen ver
minded er aber die Grosse des Schwindens, denn die Micelle der Holz
wandung, welche im Splintzustande sich nach dem Verschwinden des Wassers 
innig an einander legen, werden offenbar in demselben Maasse, als an Stelle 
des 1mbibitionswassers Kernstofftheilchen getreten sind, an del' Annaherung 
behindert. Das Kernholz wird mithin weniger schwinden, als es im 
Splintzustande geschwunden sein wiirde. 

lch glaube somit die Thatsache, dass das Larchenkernholz trotz grossen 
Substanzreichthums relativ gering schwindet, in befriedigender Weise erklaren 
zu konnen. 

Vergleicht man nun die durchschnittlichen Schwindeprocente fiir die 

verschiedenen Holzarten, so haben solche Zahlen nur einen sehr beschrankten 
Werth, da es eben Grossen sind, die nach Alter, Erziehungsart u. s. w. 
differiren. Die 70 jahrigen I,archen schwinden im Ganzen um 12,1 pOt. 
Del' grosse Antheil des Kernholzes driickt das Pro cent, obgleich das Larchen
holz als sehr dichtes Holz den hochsten Procen~satz zeigen sollte. 

Das Fichtenholz, obgleich in seiner Dichtigkeit weit hinter del' Larche 
zuriickstehend, besitzt Schwindeprocente von 13,1-13,5 pOt., weil eben kein 
substanzreicheres Kernholz vorhanden ist. 

Die Kiefer steht mit 11,2-12,0 noch unter der Larche, und die Tanne 
steht mit 11,5 etwa der Kiefer gleich. 
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Kapitel XIV. 

Riickblick auf die Hauptresultate. 

Fassen wir die Hauptergebnisse der vorliegenden Arbeit noch einmal 

kurz zusammen, so begriinden sich diesel ben zuniichst auf einer, der herr

schenden, von Sachs und de Vries begriindeten Theorie der Jahrring
bildung entgegentretenden Anschauung. Wiihrend die genannten Forscher 
die Verschiedenheiten im Bau des Friihjahr- und Sommerholzes wesentlich 
auf den im Laufe der Vegetationszeit zunehmenden Rindendruck zuriickfiihren, 
nehme ich an, dass Veranderungen in der Ernahrung des Cambiums die 
Ursache der im Friihjahrholze diinnwandigen, im Sommerholze dick
wandigen Beschaffenheit der Elementarorgane sei. 1m Friihjahre von Mitte 
April an, im Monat Mai und noch durch den Juni hindurch entsteht das 
sogenannte FriihjahrhoIz, das durch Leichtigkeit und Weichheit sich aus

zeichnet gegeniiber dem im Juli und August entstehenden festen Sommer
holze. In jener ersten Vegetationsperiode sind die Tage wenigstens anfangs 
noch kurz, die Temperaturen sind niedriger, die neuen Jahrestrie-be mit ihrer 
Benadelung fehlen noch ganz oder bediirfen zu ihrer eigenen Ausbildung 
noch del' Zufuhr von Baustoffen, welche del' Baum an sie abgeben muss. 
Erst nach Vollendung der neuen Jahrestriebe tritt die Zeit der aus
giebigsten Bildungsstoffproduction ein, der Cambiummantel wird unter 
der Einwirkung giinstiger Beleuchtung und Warmegrade kraftig ernahrt 
und producirt hochwerthiges Holz. Unter Zugrundelegung dieser Theorie 
erklaren sich zunachst die Erscheinungen des Dickenwachsthums der Baume. 
Die cambiale Thatigkeit del' Baume beginnt in den Zweigen und im Gipfel 
oft um 4 Wochen friiher, als an der Basis des Schaftes, weil dazu eine ge
wisse Erwarmung des Cambiummantels nothig ist, die an diinnrindigen 
Zweigen schon im April eintritt, unter der dicken Borke alter Baume urn 
so spiiter zu erwarlen ist, je naher die Cambialregion den Wurzeln Iiegt, da 
die Temperatur des Bauminnern im Schafte, wenigstens im unteren Theile 
wesentlich von der Temperatur der Bodenschicht abhangt, aus welcher die 
W urzeln ihren Wasserbedarf beziehen. 

Die Zuwachsthiitigkeit in den 7.weigen und im Gipfel des Baumes be
ginnt schon im April und ist Mitte August als beendet anzusehen, bei mit 
Borke bekleideten im Schlusse stehenden Baumen beginnt sie dagegen am 

unteren Stammende erst Anfang Juni und endet zwischen Mitte und Ende August. 
Die ganze Thatigkeit des Cambiums verschiebt sich somit je weiter ab

warts am Baume, um so mehr in die fiir die Erniihrung und Zellbildung 
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giinstigere Jahreszeit. Desshalb ist die Production an Quantitat und an Quali

tat im unteren Stammtheile giinstiger, als im oberen. Nur bei schwach 
entwickelter Krone nimmt die Quantitiit und oft auch die Qualitiit nach 

unten ab, weil die Bildungsstoffe unterwegs soweit zur Verwendung kommen, 

dass eine geniigende Erniihrung des unteren Stammtheiles ausgeschlossen wird. 
Da die Qualitat des Bolzes, insoweit sie im specifischen Gewicht zum 

Ausdruck gelangt, von der mehr oder weniger guten Ernahrung des Cam
biums abhangt, so erkliirt sich daraus, dass im Entwickelungsgange eines 
Baumes die Bolzgiite mit der Zunahme des Massenzuwachses steigt, mit 
dessen Abnahme dagegen sinkt. Die Jahrringbreite bildet fUr sich an einem 
Baum keinen Maassstab zur Beurtheilung der Bolzqualitat. Dieselbe nimmt 
ja auch bei steigendem Zuwachse an Breite abo Sobald der Flachen- oder 
Massenzuwachs anfangt abzunehmen, vermindert sich auch die Giite des 

Bolzes. Sehr enge Ringe zeigen desshalb schlechte Qualitat an. Da in der 
Regel bei dominirenden Baumen der Massenzuwachs nach unten zunimmt, 
steigt auch die Bolzqualitat nach unten. 

Der Lichtungszuwachs im hoheren Alter frei gestellter Baume ist von 
grosser Giite, wenn der Boden geschiitzt ist. Der Zuwachs unterdriickter 
Baume ist von der Zeit der Unterdriickung an sehr geringwerthig. 

Mit zunehmendem Alter der Baume steigt der Massenzuwachs, bis er 
im Schlusse friiher, an dominirenden oder frei stehenden Baumen, spater, oft 
erst nach 2-300 Jahren, anfiingt abzunehmen. Dem entsprechend steigert 
sich auch die Giite des erzeugten Holzes, wozu noch bei Larche und Kiefer 
die Steigerung durch den Verkernungsprocess hinzutritt. Insoweit es sich 
um die Kiefer handelt, ist erwiesen, dass das Bolz um so besser ist, auf je 
besserem Boden es erwachst. Kiefernboden erster Qualitat erzeugt auch 
Kiefernholz erster Qualitat. In Bezug auf die anderen Nadelholzarten liegen 
noch keine brauchbare Untersuchungen vor. 

Bochgebirgslagen erzeugen hochwerthiges Bolz, weil der langdauernde 
Winter und der plotzliche Eintritt des Sommers die Production von Friih
jahrsholz beeintrachtigt und sehr bald die Sommerholzerzeugung veranlasst, 
die noch durch die intensive I,ichtwirkung in den Bochlagen begiinstigt wird. 
Auf dieselben Ursachen lasst sich die bekannte Thatsache zuriickfiihren, dass 

im engen Bestandesschlusse erwachsene, aus natiirlicher Verjiingung oder aus 
Saat und eng em Pflanzverbande hervorgegangene Nadelholzer weit besseres 

Bolz besitzen, als solche aus weitem Pflanzverbande hervorgegangene Baume. 
Die Erwarmung des blossliegenden oder in lichter Stellung wenig beschirmten 
Bodens hat friihzeitiges Erwachen der cambialen Thatigkeit am ganzen Stamm 
und desshalb reichliche Friihjahrsholzproduction zur Folge. 1m dicht ge
schlossenen Bestande erhiilt sich der Boden lange Zeit hinaus so kiihl, dass 
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die Steigerung durch den Verkernungsprocess hinzutritt. Insoweit es sich 
um die Kiefer handelt, ist erwiesen, dass das Bolz um so besser ist, auf je 
besserem Boden es erwachst. Kiefernboden erster Qualitat erzeugt auch 
Kiefernholz erster Qualitat. In Bezug auf die anderen Nadelholzarten liegen 
noch keine brauchbare Untersuchungen vor. 

Bochgebirgslagen erzeugen hochwerthiges Bolz, weil der langdauernde 
Winter und der plotzliche Eintritt des Sommers die Production von Friih
jahrsholz beeintrachtigt und sehr bald die Sommerholzerzeugung veranlasst, 
die noch durch die intensive I,ichtwirkung in den Bochlagen begiinstigt wird. 
Auf dieselben Ursachen lasst sich die bekannte Thatsache zuriickfiihren, dass 

im engen Bestandesschlusse erwachsene, aus natiirlicher Verjiingung oder aus 
Saat und eng em Pflanzverbande hervorgegangene Nadelholzer weit besseres 

Bolz besitzen, als solche aus weitem Pflanzverbande hervorgegangene Baume. 
Die Erwarmung des blossliegenden oder in lichter Stellung wenig beschirmten 
Bodens hat friihzeitiges Erwachen der cambialen Thatigkeit am ganzen Stamm 
und desshalb reichliche Friihjahrsholzproduction zur Folge. 1m dicht ge
schlossenen Bestande erhiilt sich der Boden lange Zeit hinaus so kiihl, dass 
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der Beginn der Zuwachsthatigkeit im Cambiummantel des Stammes um 

4-6 Wochen spater beginnt, als im freien Stan de. Dadurch wird die Er

zeugung von Friihjahrholz zuriickgedrangt. Das beste Holz wird erzeugt bei 

stet em Bodenschutz, also natiirlicher Veljiingung, massigem Durchforstungs

betriebe, starker Lichtung im hOheren Alter behufs Forderung der Massen

production unter gleichzeitiger Herstellung des Bodenschutzes durch natiir

lichen Anflug. Das schlechteste Holz steht zu erwarten bei del' jetzt in den 

Alpen gebrauchlichen Wirthschaft des kahlen Abtriebs und del' nothdiirftigen 

Aufforstung durch Saat oder Pflanzung in der Niihe del' Stocke. 

In einem geschlossenen alteren Nadelwaldbestande zeigen die von Jugend 

auf im dichten Schlusse erwachsenen, spateI' zur Unterdriickung kommenden, 

bei den Durchforstungen zur Nutzung gelangenden Stamme in der Regel eine 

bessere Qualitat, als die dominirenden Baume, da ihre Wuchsthiitigkeit am 

spatesten erwacht, also relativ am meisten Sommerholz erzeugt; nur von der 

Zeit der wirklichen Unterdriickung an entsteht schlechtes Holz. Bei den 

dominirenden Stammklassen eines Bestandes lasst sich eine Correspondenz 

zwischen Masse und Qualitat nicht nachweisen, doch sind im Allgemeinen 

diejenigen Baume werth voller , welche in der Jugend den mittleren Klassen 

angehorten und dann im hoheren Alter sich durch bedeutenden Zuwachs 

auszeichnen, als solche Baume, die in del' Jugend schnellwiichsig und domi

nirend waren und im hoheren Alter im Wuchse zuriickgeblieben sind. 

Was die Reihenfolge im Werthe der wichtigsten Nadelholzarten betrifft, 

so steht im Haubarkeitsalter der Durchschnitt ganzer Bestande etwa wie 

folgt: Das specifische Trockengewicht betragt bei Larche 60-55, bei Kiefer 

51-45, bei Fichte 48-43, bei Tanne 45-42. 
Endlich sei bezuglich des Wassergehaltes kurz angefiihrt, dass del' Kern 

nur Wandungswasser, del' Splint ausserdem zu jeder Jahreszeit liquides 

Wasser im Lumen del' Organe fiihrt, welches im Hochsommer am reichlichsten, 

um Neujahr nahezu ebenso reichlich vorhanden ist, im Fruhjahr und Herbst 
dagegen den niedrigsten Stand einnimmt. Dasselbe nimmt im Splinte von 

unten nach oben an Menge zU J und noch schneller im ganzen Holzkorper, 
da dieser je weiter nach oben, um so mehr aus Splint gebildet wird. 

Beziiglich des Schwindens sei nur hervorgehoben, dass dasselbe etwas 

geringer ist, als durch den Wasserverlust der Holzwandungssubstanz angezeigt 

erscheint, da offenbar auch die Zelllumina sich um etwas vergrossorn. Je 

grosser also die Menge del' Holzsubstanz, d. h. das specifische Trockengewicht 

ist, um so grosser ist auch das Schwinden. Doch besteht auch eine Ein

wirkung der Jahrringbreite, insofern sehr enge Jahrringe bei geringem speci

fischem Gewichte sehr stark sch windon. 

-
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1. Larche. 
Alter 70 Jahre. Hohe 30,7 m. Inhalt 1,10 fm. 28. December 1883. 

..b Organische Substanz Specif . 
'" in 100 Raumtheilen Wassergehalt .... Gewicht .s frischen Holzes "'i:l 0 '" .... '" "0 .... '0; S in 100 Raum- '" I ~ 0 
<=l'" Baum- .... Raumtheile .... 
.s'" .J:J .s theilen 

,,,, 
Po 

00 bJ) c<l Q>.~ 

'" '" '" 
.... "'" theil <=l ¢:: "0 

AS ·c Gram- .1:1 .S '0 .... 
I imbi-

.s 8.S frisch ; trocken A A ...:.l ~ ~ Q) :;::" ,..,~ " S c<l me '" :~ I "d "'- ""~ 

I 
A ....., Ei" o::"~ ~:§ ".1:1 '" § 

Itroc:en I birt .~ § 
.SN~ ",.1:1 d.~ U1 

p::) " 'd " I a b c d f g h i k 1 m n 0 

I 
1,5 Splint 2,0 52,2 33,5 51,3 7,7 58,8 41,0 84,2 52,9 111,1 59,2 11,7 

" 
Mitte 2,0 59,4 - - - 26,9 - - 31,1 86,3 66,9 11,1 

" 
Kern 3,6 55,5 - - - 20,3 - - 26,8 7.5,8 60,5 8,3 

31,5 Holz 2,8 54,9 - - - 32,5 - - 37,2 87,4 60,7 9,6 

6,7 Splint 1,1 49,6 31,8 48,6 9,2 59,0 42.2 82,1 54,4 108,6 57,7 14,1 

" 
Mitte 1,3 52,8 - - - 32,3 - - 38,0 85,1 62,1 15,0 

" 
Kern 2,9 52,0 - - - 20,5 - - 28,3 74,5 59,4 12,5 

27,0 Holz 2,3 51,2 - - - 35,7 - - 41,1 87,0 59,1 13,4 

11,9 Splint 1,2 47,0 30,1 46,0 7,7 62,2 46,3 85,7 56,9 109,3 54,7 14,0 

" 
Mitte 1,2 51,6 - - - 41,6 - - 44,6 93,2 59,0 12,6 

" 
Kern 3,0 55,3 - - - 21,2 - - 27,7 76,6 62,7 11,7 

24,0 Holz 2,2 52,6 - - - 34,7 - - 39,7 87,3 60,1 12,4 

17,1 Splint 1,4 47,4 30,4 46,5 10,9 58,7 42,6 79,6 55,3 106,1 54,6 13,3 

" 
Mitte 1,7 48,8 - - - 33,7 - - 40,8 82,4 55,3 11,8 

" 
Kern 2,8 49,5 - - - 19,9 - - 28,7 69,4 55,5 10,8 

20,0 Holz 2,4 48,6 - - - 36,5 - - 42,9 85,1 55,1 11,9 

22,3 Splint 1,7 45,7 29,3 44,8 6,2 64,5 49,0 88,8 58,5 110,2 52,9 13,7 

" 
Mitte 2,5 48.2 - - - 37,0 - - 43,4 85,2 55,6 13,2 

" 
Kern 2,7 49,8 - - - 20,9 - - 29,6 70,8 55,5 10,2 

15,0 Holz 2,6 47,3 - - - 47,1 - - 49,9 94,4 54,2 12,7 

26,5 Splint 3,1 46,7 29,9 45,7 2,3 67,8 52,0 95,8 59,2 114,4 53,1 12,1 

" 
Kern 2,2 46,0 - - - 35,0 - - 43,2 81,1 50,8 9,4 

8,3 Holz 2,6 46,4 - - - 54,1 - - 53,8 100,5 52,1 11,0 

28,7 Splint I 2,3 41,5 26,6 40,7 8,3 65,1 510, 86,0 61,3 106,5 45,1 8,0 

Ganzer Stamm 51,9 33,3 50,0 30,8 35,9 19,2 38,4 - 87,8 - -

Splintkiirper 49,2 31,5 48,2 8,1 60,4- 43,7 84,3 - 109,6 - -
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Mitte 2,5 48.2 - - - 37,0 - - 43,4 85,2 55,6 13,2 
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110 Einzeltabellen. 

2. Larche. 
Alter 70 Jahre. Hohe 29 m. Inhalt 0,93 fm. 3. April 1884. 

, Organische Substanz ,.<:I 
in 100 Raumtheilen <> ... 

;:! frischen Holzes 
~ ~ 
~ ... 'iii S ='" Baum- ... 

Raumthei!e ;:!'" ,:J ;:! 

'" blJ oS 

~S thei! = ... 
'J:: Gram- ¢: 

;:! '0 ... 
H ,.<:I ..c:l 

8 oS me imbi-..., 
;:! trocken birt oS 

I 
P=l 

a b c d e f g 

1,5 Splint 1,0 45,2 29,0 44,4 12,1 

" 
Mitte 1,3 49,4 - - -

" 
Kern 3,4 49,8 - - -

28,5 Holz 1,8 48,4 - - -

6,7 Splint 1,1 44,3 28,4 43,4 11,7 

" 
}1itte 1,4 47,9 - - -

" 
Kern 2,8 47,8 - - -

25,5 Holz 1,9 46,7 - - -
11,9 Splint 1,2 44,7 28,7 43,9 12,7 

" 
Mitte 1,5 48,5 - - -

" 
Kern 2,7 49,1 - - -

22,0 Holz 2,0 47,4 - - -

17,1 Splint 1,7 44,4 28,4 43,5 13,3 

" 
Mitte 1,9 48,4 - - -

" 
Kern 2,5 48,1 - - -

19,0 Holz 2,1 46,4 - - -

22,3 Splint 2,0 46,2 29,6 45,3 9,0 

" 
Kern 2,8 46,6 -- - -

14,0 Holz 2,4 46,3 - - -

27,5 Splint 4,5 48,2 30,9 47,3 11,4 

Ganzer Stamm 48,9 31,3 46,9 34,5 

Splintkiirper 44,9 28,8 44,1 12,2 

Wassergehalt 

in 100 Raum- I = theilen 
,,, 

r3] 
8.S = 01 , 

" =" ,...~ 

" ~I~ ~~ 
......... 8" ",..<:1 . ~ ~ <;:I"' .. ~.~ 

C!:I .5~1;l ~..<:1 If: 

h i k I 

58,9 43,5 78,2 56,6 
21,1 - - 30,0 
17,3 - - 25,9 
29,4 - - 37.8 

59,9 44,5 79,2 57,1 
26,9 - - 36,0 
15,9 - - 25,0 
32,8 - - 41,2 

58,6 43,4 77,4 56,7 
22,3 - - 31,5 
17,3 - - 22,0 
32,7 - - 40,8 

58,3 43,2 74,7 56,8 
18,2 - - 27,3 
16,6 - - 25,6 
36,5 - - 44,0 

61,4 45,7 83,5 57,1 
17,0 - - 26,7 
42,4 - - 47,7 

57,7 41,3 78,3 54,4 

34,2 18,6 35,0 -

59,0143,7 78,1 -

Specif. 
Gewicht 

I 
frisch trocken 

m n 

104,1 52,9 
70,6 56,1 
67,1 55,0 
77,9 54,7 

103,3 52,3 
75,2 55,5 
63,8 5n,5 
79,4 54,5 

103,3 51,6 
70,9 55,4 
66,3 55,6 
80,1 54,2 

102,7 52,2 
66,3 56,4 
64,6 54,6 
82,9 53,8 

107,6 53,4 
63,6 53,1 
88,8 53,3 

106,0 58,5 

83,1 -
103,9 -

..., 
1=1 

'" <J 
0 ... 
p. 

'" "0 

.13 
~ 

..c:l 
<J 

rfJ 

0 

14,7 
11,9 
9,5 

11,4 

15,3 
13, 
13, 
14, 

13, 
12, 
11, 
12, 

14, 

8 
8 
3 

3 
5 
8 
5 

9 
14,1 
11, 
13, 

13, 
12, 
13, 

9 
6 

6 
4 
1 

17, 4 

-
-

3. Larche. 
Alter 70 Jahre. Hohe 29 m. Inhalt 0,73 fm. 28. Juni 1884. 

1,51 Splint 0,81 48,2 30,9 47,3 5,1 64,0 47,6 90,3 57,1 112,2 57,2 15,8 
" Kern 2,6 58,4 26,8 31,5 85,2 64,4 9,4 

28,0 Holz 1,9 56,0 35,6 38,8 91,7 62,8 10,9 

6,7 Splint 0,8 40,7 26,1 39,9 9,3 64,6 50,8 84,4 61,3 105,4 48,3 15,6 

" 
Kern 2,3 51,4 -

1 
20,1 - I 28,11 71,5 .'i9,21 13,2 

21,5 Holz 1,6 48,3 - 32,9 - 40,5 81,2 56,1 13,9 

110 Einzeltabellen. 
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Wassergehalt 
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3. Larche. 
Alter 70 Jahre. Hohe 29 m. Inhalt 0,73 fm. 28. Juni 1884. 
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" Kern 2,6 58,4 26,8 31,5 85,2 64,4 9,4 

28,0 Holz 1,9 56,0 35,6 38,8 91,7 62,8 10,9 

6,7 Splint 0,8 40,7 26,1 39,9 9,3 64,6 50,8 84,4 61,3 105,4 48,3 15,6 

" 
Kern 2,3 51,4 -

1 
20,1 - I 28,11 71,5 .'i9,21 13,2 

21,5 Holz 1,6 48,3 - 32,9 - 40,5 81,2 56,1 13,9 



Eil1zeltabellel1. 111 

3. Larche. 

11 Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif. 
'" in 100 Raumtheilen 

Gewicht ... 
::I frischel1 Holzes .... 
A <=I 

'" CD .... 

I I 
'" ..:1 ... '0; 8 in 100 Raum- >:I 0 

<=I'" Baum- ... ... 
::I ~ ~ Raumtheile ~ theilen '.21 Po. 

bll r:3j '" llS theil <=I ... ..:1 
'J:: Gram- ~ ! rn Cl)! ~CD 8.S <=I 

'0 ... 
H ~ .... :ll frisch trocken .~ 

.J:I .J:I 
8 ~ me imbi- l:~ I ~I ~:a "-< .... ..Q 

~ trocken S" I <>=:;l>:ll N·o :;l..<:l '"' =' birt 
.~ ; 

I aN~1 ~~ =.~ rn 
'" C!l ~ ~ .~ I"' 

a b c d e f g h i k 1 m n 0 

11,9 Splint 1,0 43,5 28,0 42,8 10,7 61,3 46,5 Sl,3 58,5 104,S 50,0 13,1 

" 
Kern 2,4 52,2 - - - 22,1 - - 29,S 74,3 5S,9 11,3 

19,0 Holz 1,8 48,7 - - - 37,7 - - 43,6 86,5 55:4 12,0 

17,1 Splint 1,4 43,2 27,7 42,4 9,4 62,9 48,2 83,7 59,1 105,9 52,2 17,1 

" 
Kern 2,S 47,7 - - - 20,5 - - 30,1 6S,2 53,8 11,4 

16,5 Holz 2,2 46,1 - - - 35,6 - - 43,6 81,7 53,2 13,4 

22,3 Splint 2,3 44,0 28,2 43,1 7,4 64,4 49,5 87,0 59,4 108,4 52,2 15,7 

" 
Kern 2,9 44,7 - - - 20,4 - - 31,4 65,0 50,3 11,4 

12,0 Holz 2,6 44,3 - - - 42,7 - - 49,1 87,1 51,2 13,5 

27,51 Splint 2,0 37,2 23,9 36,6 5,0 71,1 58,4 92,1 65,7 108,3 42,2 12,0 

Ganzer Stamm 50,7 32,5 48,7 30,6 36,9 20,7 40,3 .- 87,6 - -

Splintkiirper 44,4 28,5 43,6 8,1 63,4 48,3 85,6 - 107,8 - -

4. Larche. 
Alter 70 Jahre. Rohe 30,5 m. Inhalt 1,34 fm. 11. October. 

1,5 Splint 1,21 47,6 30,51 46,7 11,3 58,2 42,0 7S,8 55,0 105,7 54,1 12,1 

" 
Kern 2,9 51,8 20,0 27,9 71,9 56,S S,S 

36,0 Holz 2,5 51,1 27,0 34,6 7S,0 56,3 9,4 

6,7 Splint 1,4 47,7 30,6 46,8 11,4 58,0 41,S 78,4 54,9 105,7 55,5 14,1 

" 
Kern 2,9 47,7 16,8 26,1 64,5 54,5 12,5 

30,0 Holz 2,4 47,7 28,5 37,4 76,2 54,S 12,9 

11,9 Splint 1,4 44,2 28,3 43,3 12,3 59,4 44,4 78,3 57,3 103,7 50,0 11,3 

" 
Kern 3,0 46,6 16,3 26,0 62,9 53,1 12,3 

26,5 Holz 2,3 45,7 31,9 41,8 77,6 51,9 12,0 

17,1 Splint 1,6 42,3 27,1 41,5 14,0 58,9 44,5 76,1 57,9 101,2 48,6 13,1 

" 
Kern 3,1 45,2 17,2 27,5 62,4 50,2 10,0 

23,5 Holz 2,4 44,0 34,4 43,9 78,6 49,6 11,2 

22,3 Splint 2,2 41,0 26,3 40,2 9,9 63,8 49,9 83,4 60,9 104,8 47,9 14,5 

" 
Kern 2,9 44,3 15,7 26,2 60,0 48,9 9,3 

16,5 Holz 2,5 42,0 48,8 53,7 90,S 48,2 12,9 

27,5 Holz 2,8 3S,8 24,9 38,1 5,8 69,3 56,1 90,6 64,2 107,9 42,9 9,S 

Ganzer Stamm 47,4 30,4 45,6 38,2 31,4 16,2 29,8 7S,8 

Splintkiirper 44,S 1 28,8 44,1 111,6 59,6 44,3 79,2 104,4 

Eil1zeltabellel1. 111 

3. Larche. 

11 Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif. 
'" in 100 Raumtheilen 

Gewicht ... 
::I frischel1 Holzes .... 
A <=I 

'" CD .... 

I I 
'" ..:1 ... '0; 8 in 100 Raum- >:I 0 

<=I'" Baum- ... ... 
::I ~ ~ Raumtheile ~ theilen '.21 Po. 

bll r:3j '" llS theil <=I ... ..:1 
'J:: Gram- ~ ! rn Cl)! ~CD 8.S <=I 

'0 ... 
H ~ .... :ll frisch trocken .~ 

.J:I .J:I 
8 ~ me imbi- l:~ I ~I ~:a "-< .... ..Q 

~ trocken S" I <>=:;l>:ll N·o :;l..<:l '"' =' birt 
.~ ; 

I aN~1 ~~ =.~ rn 
'" C!l ~ ~ .~ I"' 

a b c d e f g h i k 1 m n 0 

11,9 Splint 1,0 43,5 28,0 42,8 10,7 61,3 46,5 Sl,3 58,5 104,S 50,0 13,1 

" 
Kern 2,4 52,2 - - - 22,1 - - 29,S 74,3 5S,9 11,3 

19,0 Holz 1,8 48,7 - - - 37,7 - - 43,6 86,5 55:4 12,0 

17,1 Splint 1,4 43,2 27,7 42,4 9,4 62,9 48,2 83,7 59,1 105,9 52,2 17,1 

" 
Kern 2,S 47,7 - - - 20,5 - - 30,1 6S,2 53,8 11,4 

16,5 Holz 2,2 46,1 - - - 35,6 - - 43,6 81,7 53,2 13,4 

22,3 Splint 2,3 44,0 28,2 43,1 7,4 64,4 49,5 87,0 59,4 108,4 52,2 15,7 

" 
Kern 2,9 44,7 - - - 20,4 - - 31,4 65,0 50,3 11,4 

12,0 Holz 2,6 44,3 - - - 42,7 - - 49,1 87,1 51,2 13,5 

27,51 Splint 2,0 37,2 23,9 36,6 5,0 71,1 58,4 92,1 65,7 108,3 42,2 12,0 

Ganzer Stamm 50,7 32,5 48,7 30,6 36,9 20,7 40,3 .- 87,6 - -

Splintkiirper 44,4 28,5 43,6 8,1 63,4 48,3 85,6 - 107,8 - -

4. Larche. 
Alter 70 Jahre. Rohe 30,5 m. Inhalt 1,34 fm. 11. October. 

1,5 Splint 1,21 47,6 30,51 46,7 11,3 58,2 42,0 7S,8 55,0 105,7 54,1 12,1 

" 
Kern 2,9 51,8 20,0 27,9 71,9 56,S S,S 

36,0 Holz 2,5 51,1 27,0 34,6 7S,0 56,3 9,4 

6,7 Splint 1,4 47,7 30,6 46,8 11,4 58,0 41,S 78,4 54,9 105,7 55,5 14,1 

" 
Kern 2,9 47,7 16,8 26,1 64,5 54,5 12,5 

30,0 Holz 2,4 47,7 28,5 37,4 76,2 54,S 12,9 

11,9 Splint 1,4 44,2 28,3 43,3 12,3 59,4 44,4 78,3 57,3 103,7 50,0 11,3 

" 
Kern 3,0 46,6 16,3 26,0 62,9 53,1 12,3 

26,5 Holz 2,3 45,7 31,9 41,8 77,6 51,9 12,0 

17,1 Splint 1,6 42,3 27,1 41,5 14,0 58,9 44,5 76,1 57,9 101,2 48,6 13,1 

" 
Kern 3,1 45,2 17,2 27,5 62,4 50,2 10,0 

23,5 Holz 2,4 44,0 34,4 43,9 78,6 49,6 11,2 

22,3 Splint 2,2 41,0 26,3 40,2 9,9 63,8 49,9 83,4 60,9 104,8 47,9 14,5 

" 
Kern 2,9 44,3 15,7 26,2 60,0 48,9 9,3 

16,5 Holz 2,5 42,0 48,8 53,7 90,S 48,2 12,9 

27,5 Holz 2,8 3S,8 24,9 38,1 5,8 69,3 56,1 90,6 64,2 107,9 42,9 9,S 

Ganzer Stamm 47,4 30,4 45,6 38,2 31,4 16,2 29,8 7S,8 

Splintkiirper 44,S 1 28,8 44,1 111,6 59,6 44,3 79,2 104,4 



112 Einzeltabellen. 

5. Larche. 1) 
Alter 70 Jahre. Hohe 30 m. Inhalt 1,33 fm. 3. April 1884. 

~ 
Organische Substanz Specif. in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht CI frischen Holzes ~ 
~ ., §l -"" .. ..... 

S in 100 Raum-
I 

., ., 
= 0 ""., Baum- ... 

Raumtheile .. ClgJ .0 fJ theilen ,.25 ~ tto .,.~ ., JjS theil "" 
... Cl;j 

frisch Itrocken 
"" ·S Gram- ¢: 

.~ '0 CI .,; 0 8·S ..<:I ..<:I ...:l = '" " ~~ "'il! a '" me imbi- " ;gJ,'g ca~ ~ ..... S" t;:,g fJ troclten birt .~~ St'l,5 ".cI o:S.~ 00 
j:Q Cl .~ '" "" a b c d e f g h i k 1 m n 0 

I 
1,5 Splint 0,9 43,0 27,5 42,1 12,5 60,0 45,4 78,4 58,2 103,0 49,7 13,4 

" 
Mitte 1,9 49,8 - - - 20,4 - - 29,1 70,2 56,4 11,7 

" 
Kern 3,5 45,2 - - - 15,6 - - 25,5 60,8 51,0 11,4 

35,0 Holz 2,0 45,5 - - - 27,8 - - 37,9 73,3 51,7 12,0 

6,7 Splint 1,0 40,1 25,7 39,3 13,7 60,6 47,0 77,4 60,1 100,7 44,9 10,7 

" 
Mitte 3,5 47,0 - - - 21,7 - - 31,6 68,7 52,8 11,0 

" 
Kern 3,5 42,7 - - - 15,2 - - 26,4 57,9 48,6 12,2 

30,0 Holz 2,5 42,9 - - - 25,2 - - 36,9 68,0 48,6 11,7 

11,9 Splint 1,0 39,2 25,1 38,4 16,0 58,9 45,6 74,0 59,6 97,1 44,3 11,6 

" 
Mitte 1,7 43,4 - - - 19,2 - - 30,6 62,5 49,7 12,7 

" 
Kern 3,1 42,1 - - - 15,2 - - 26,5 57,4 48,1 12,4 

26,0 Holz 2,1 41,5 - - - 28,0 - - 40,3 69,5 47,3 12,2 

17,1 Splint 1,9 41,4 26,5 40,5 22,4 51,1 37,1 62,3 55,2 92,5 46,8 11,7 

" 
Mitte 1,7 45,8 - - - 20,4 - - 30,8 66,1 52,5 12,9 

" 
Kern 3,6 44,2 - - - 16,6 - - 27,3 60,8 49,6 11,0 

22,0 Holz 2,6 43,6 - - - 28,1 - - 39,2 71,5 49,3 11,6 

22,3 Splint 1,7 41,8 26,8 41,0 18,3 54,9 40,7 68,9 56,7 96,7 47,7 4 12, 

" 
Kern 3,2 42,9 - - - 16,0 - - 27,2 59,0 48,8 12,1 

16,0 Holz 2,4 42,3 - - - 36,6 - - 46,4 78,9 48,3 12, 3 

27,5 Splint I 3,9 44,1 28,3 43,3 7,7 64,0 49,0 86,4 59,2 108,1 50,4 12, 6 

Ganzer Stamm 43,6 27,3 40,9 44,4 ",311~7 24,9 - 71,9 - -

Splintkorper 41,2 26,4 40,4 15,5 58,1 44,1 74,0 - 99,3 - -

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 iiber der Erde ringsherum eingesiigt. 
Am 3. April fing derselbe erst an, zu ergriinen, wahrend die anderen Lii.rchen schon voIIig 
griin waren. 

112 Einzeltabellen. 

5. Larche. 1) 
Alter 70 Jahre. Hohe 30 m. Inhalt 1,33 fm. 3. April 1884. 

~ 
Organische Substanz Specif. in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht CI frischen Holzes ~ 
~ ., §l -"" .. ..... 

S in 100 Raum-
I 

., ., 
= 0 ""., Baum- ... 

Raumtheile .. ClgJ .0 fJ theilen ,.25 ~ tto .,.~ ., JjS theil "" 
... Cl;j 

frisch Itrocken 
"" ·S Gram- ¢: 

.~ '0 CI .,; 0 8·S ..<:I ..<:I ...:l = '" " ~~ "'il! a '" me imbi- " ;gJ,'g ca~ ~ ..... S" t;:,g fJ troclten birt .~~ St'l,5 ".cI o:S.~ 00 
j:Q Cl .~ '" "" a b c d e f g h i k 1 m n 0 

I 
1,5 Splint 0,9 43,0 27,5 42,1 12,5 60,0 45,4 78,4 58,2 103,0 49,7 13,4 

" 
Mitte 1,9 49,8 - - - 20,4 - - 29,1 70,2 56,4 11,7 

" 
Kern 3,5 45,2 - - - 15,6 - - 25,5 60,8 51,0 11,4 

35,0 Holz 2,0 45,5 - - - 27,8 - - 37,9 73,3 51,7 12,0 

6,7 Splint 1,0 40,1 25,7 39,3 13,7 60,6 47,0 77,4 60,1 100,7 44,9 10,7 

" 
Mitte 3,5 47,0 - - - 21,7 - - 31,6 68,7 52,8 11,0 

" 
Kern 3,5 42,7 - - - 15,2 - - 26,4 57,9 48,6 12,2 

30,0 Holz 2,5 42,9 - - - 25,2 - - 36,9 68,0 48,6 11,7 

11,9 Splint 1,0 39,2 25,1 38,4 16,0 58,9 45,6 74,0 59,6 97,1 44,3 11,6 

" 
Mitte 1,7 43,4 - - - 19,2 - - 30,6 62,5 49,7 12,7 

" 
Kern 3,1 42,1 - - - 15,2 - - 26,5 57,4 48,1 12,4 

26,0 Holz 2,1 41,5 - - - 28,0 - - 40,3 69,5 47,3 12,2 

17,1 Splint 1,9 41,4 26,5 40,5 22,4 51,1 37,1 62,3 55,2 92,5 46,8 11,7 

" 
Mitte 1,7 45,8 - - - 20,4 - - 30,8 66,1 52,5 12,9 

" 
Kern 3,6 44,2 - - - 16,6 - - 27,3 60,8 49,6 11,0 

22,0 Holz 2,6 43,6 - - - 28,1 - - 39,2 71,5 49,3 11,6 

22,3 Splint 1,7 41,8 26,8 41,0 18,3 54,9 40,7 68,9 56,7 96,7 47,7 4 12, 

" 
Kern 3,2 42,9 - - - 16,0 - - 27,2 59,0 48,8 12,1 

16,0 Holz 2,4 42,3 - - - 36,6 - - 46,4 78,9 48,3 12, 3 

27,5 Splint I 3,9 44,1 28,3 43,3 7,7 64,0 49,0 86,4 59,2 108,1 50,4 12, 6 

Ganzer Stamm 43,6 27,3 40,9 44,4 ",311~7 24,9 - 71,9 - -

Splintkorper 41,2 26,4 40,4 15,5 58,1 44,1 74,0 - 99,3 - -

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 iiber der Erde ringsherum eingesiigt. 
Am 3. April fing derselbe erst an, zu ergriinen, wahrend die anderen Lii.rchen schon voIIig 
griin waren. 



Einzeltabelleno 

6. Kiefer. 

Alter 80 Jahre. Hohe 28 m. Illhalt 0,80 fm. 30. December 1884. 
---

..6 Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif . 
COl in 100 Raumtheilen 

Gewicht .. 
~ frischen RoIzes 

0 :§ 

,",Oh i_"", 
""' .. '" S in 100 Raum- I " ='" Baum- .. Raumtheile ~ gj .0 ~ tbeilell ,0) 

b/) oj c3°S '" '" tbeil = .. 
------- ;;:: ----- .::: ..<:lS os:: Gram- ~ ~ Q)i::: ~ 8 05 '0 .. 

H " '"":ll ..<:l ..<:l 
S oj me imbi- S~ :::s I"'CI Q,)- ........ 

I '"" trocken <;::" "I N:§ ".::: ~ birt o~& ,§N{!I ~~ e:!.S:: c:l 
~ P=I 

I ilk I a b c d e f g h 1 m n 

1,5 Splint 1,3 46,0 29,5 45,7 12,4 58,1 41,9 77,2 55,8 104,1 53,1 

" 
Kern 3,6 39,6 - - - 15,4 - - 28,0 55,0 44,1 

31,0 Rolz 2,3 42,8 - - - 36,6 - - 46,1 79,3 48,5 

6,7 Splint 1,4 45,3 29,0 45,0 13,1 57,9 41,9 76,3 56,1 103,2 52,2 

" 
Kern 3,2 40,4 - - - 14,3 - - 26,1 54,8 46,1 

26,0 IJolz 2,2 43,3 - - - 39,4 - - 47,6 82,6 49,6 

11,9 Splint 1,6 40,9 26,2 40,6 14,9 58,9 44,5 74,9 59,0 99,9 46,7 

" 
Kern 4,0 40,4 - - - 13,2 - - 24,9 52,7 44,0 

22,5 Rolz 2,5 40,7 - - - 40.4 - - 50,1 80,8 45,G 

17,1 Splint 1,9 39,1 25,1 31),9 12,7 62,2 48,4 79,2 61,4 101,3 44,2 

" 
Kern 4,5 38,4 - - - 12,5 - - 25,6 51,6 42,6 

19,0 Rolz 2,8 38,8 - - - 47,3 - - 54,9 86,2 43,7 

22,3 Splint 2,8 40,6 25,6 39,7 11,6 62,8 48,7 80,8 60,3 102,4 4.5,2 

Ganzer Stamm 41,8 - - - 40,9 - - - 82,7 -
Splintkorper 43,3 27,7 42,9 13,1 59,2 44,0 77,1 - 102,5 -

7. Kiefer. 
Alter 100 Jahre. Hohe 30,5 m. Illhalt 1,28 fm. 3. April 1884. 

1,5 Splint 0,8 48,6 31,1 48,2 12,3 56,6 39,5 76,2 53,8 105,3 56,3 

" 
Mitte 1,7 53,4 28,4 34,7 81,8 60,9 

" 
Kern 3,9 48,7 12,4 20,3 61,1 53,5 

34,0 HoIz 1,8 49,7 34,5 41,2 84,2 50,4 

G,7 Splint 0,8 46,1 29,5 45,7 11,6 58,9 42,7 78,7 55,4 103,4 52,9 

" 
Mitte 1,G 50,9 20,0 28,2 70,8 57,5 

" 
Kern 3,7 44,0 11,2 20,3 55,2 48,4 

28,5 Holz 1,G 46,0 3l,2 42,6 80,2 51,9 

11,9 Splint 0,9 42,5 27,2 42,1 14,5 58,3 43,4 74,9 57,8 100,7 47,2 

" 
Mitte 1,7 41,0 23,2 36,1 64,2 47,5 

" 
Kern 3,7 41,5 12,4 23,0 54,0 45,8 

26,0 Holz 1,7 41,8 33,0 44,1 74,9 46,7 
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0 :§ 
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I ilk I a b c d e f g h 1 m n 

1,5 Splint 1,3 46,0 29,5 45,7 12,4 58,1 41,9 77,2 55,8 104,1 53,1 

" 
Kern 3,6 39,6 - - - 15,4 - - 28,0 55,0 44,1 

31,0 Rolz 2,3 42,8 - - - 36,6 - - 46,1 79,3 48,5 

6,7 Splint 1,4 45,3 29,0 45,0 13,1 57,9 41,9 76,3 56,1 103,2 52,2 

" 
Kern 3,2 40,4 - - - 14,3 - - 26,1 54,8 46,1 

26,0 IJolz 2,2 43,3 - - - 39,4 - - 47,6 82,6 49,6 

11,9 Splint 1,6 40,9 26,2 40,6 14,9 58,9 44,5 74,9 59,0 99,9 46,7 

" 
Kern 4,0 40,4 - - - 13,2 - - 24,9 52,7 44,0 

22,5 Rolz 2,5 40,7 - - - 40.4 - - 50,1 80,8 45,G 

17,1 Splint 1,9 39,1 25,1 31),9 12,7 62,2 48,4 79,2 61,4 101,3 44,2 

" 
Kern 4,5 38,4 - - - 12,5 - - 25,6 51,6 42,6 

19,0 Rolz 2,8 38,8 - - - 47,3 - - 54,9 86,2 43,7 

22,3 Splint 2,8 40,6 25,6 39,7 11,6 62,8 48,7 80,8 60,3 102,4 4.5,2 

Ganzer Stamm 41,8 - - - 40,9 - - - 82,7 -
Splintkorper 43,3 27,7 42,9 13,1 59,2 44,0 77,1 - 102,5 -

7. Kiefer. 
Alter 100 Jahre. Hohe 30,5 m. Illhalt 1,28 fm. 3. April 1884. 

1,5 Splint 0,8 48,6 31,1 48,2 12,3 56,6 39,5 76,2 53,8 105,3 56,3 

" 
Mitte 1,7 53,4 28,4 34,7 81,8 60,9 

" 
Kern 3,9 48,7 12,4 20,3 61,1 53,5 

34,0 HoIz 1,8 49,7 34,5 41,2 84,2 50,4 

G,7 Splint 0,8 46,1 29,5 45,7 11,6 58,9 42,7 78,7 55,4 103,4 52,9 

" 
Mitte 1,G 50,9 20,0 28,2 70,8 57,5 

" 
Kern 3,7 44,0 11,2 20,3 55,2 48,4 

28,5 Holz 1,G 46,0 3l,2 42,6 80,2 51,9 

11,9 Splint 0,9 42,5 27,2 42,1 14,5 58,3 43,4 74,9 57,8 100,7 47,2 

" 
Mitte 1,7 41,0 23,2 36,1 64,2 47,5 

" 
Kern 3,7 41,5 12,4 23,0 54,0 45,8 

26,0 Holz 1,7 41,8 33,0 44,1 74,9 46,7 
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114 Einzeltabellen. 

7. Kiefer. 

..6 Organische Substauz Specif . 
<.> in 100 Raumtheilen Wassergehalt ... Gewicht ::I frischen Holzes "E A "' <1) 

"0 ... ~ 8 
I 

<.> 

Baum- in 100 Raum- I ~ 0 
::I <1) ... 

Raumtheile g ... 
::I gj oJ:> theilen ,'" 

"'"' b() 0~ <1) 

ldl theil .S 
.... 

frisch Itrocken 

"0 
Gram- ~ A ::I ... ::I 8·S >0 ... .~ 

.J:> ~ H ~ ~ C!,} ~C!,} .... ill 
8 me imbi- S~ :ol d< 'g "'- "".., .J:> ..., NA olA '-' 
::I trocken birt .~~ <PN <II ,..:0 ~.=: Ul 
~ .§ ~ ",A 

>!i 

I 
'l:l ~ 

a b c d e f g h i k 1 m n 0 

I 
17,1 Splint 1,0 41,7 26,7 41,4 15,3 58,0 43,3 73,9 58,1 99,7 47,5 12,1 

" 
Mitte 2,3 42,1 - - - 29,8 - - 41,4 71,9 47,5 11,4 

" 
Kern 3,3 40,8 - - - 11,9 - - 22,6 52,7 47,0 13,1 

22,0 Holz 1,8 41,6 - - - 40,6 - - 49,2 82,2 47,4 12,3 

22,3 Splint 1,3 41,0 26,3 40,8 15,8 57,9 43,4 73,3 58,8 98,9 46,7 12,3 

" 
Kern 2,8 42,8 - - - 37,2 - - 46,6 80,0 49,3 13,3 

17,5 Holz 2,0 41,7 - - - 49,4 - - 54,3 91,2 47,8 12,8 

27,5 I Splint 1,9 41,8 26,8 41,5 18,9 54,3 39,6 67,7 56,5 96,0 47,1 11,4 

Ganzer Stamm 45,3 - - - 38,2 - - - 83,5 - -

Splintkorper 44,8 28,7 44,5 13,6 57,7 i 41,9 75,5 - 102,5 - -
I 

8. Kiefer. 

Alter 110 Jahre. Hiihe 31 m. Inhalt 1,74 fm. 29. Juni 1884. 

1,5 Splint 1,0 46,1 29,5 45,7 11,9 58,6 42,4 i 78,1 55,9 104,7 54,6 15,7 

" 
Mitte 2,4 47,7 22,7 32,2 70,4 54,4 12,3 

" 
Kern 2,9 43,8 14,2 24,1 58,1 49,8 12,1 

40,5 Holz 1,7 45,6 36,1 44,2 81,7 52,9 13,8 

6,7 Splint 1,0 39,8 25,5 39,5 12,5 62,0 48,0 79,3 60,9 101,8 46,8 15,1 

" 
Mitte 1,5 41,7 18,4 30,6 60,0 49,0 14,9 

" 
Kern 3,4 37,0 11,5 23,5 48,5 42,3 12,4 

32,5 Holz 1,8 39,1 33,3 45,9 72,4 45,5 14,0 

11,9 Splint 1,0 37,3 23,9 37,0 14,7 61,4 48,3 76,6 62,2 98,6 42,7 12,7 

" 
Mitte 1,6 38,6 19,4 32,3 57,0 45,0 14,3 

" 
Kern 2,9 37,2 11,0 22,1 48.2 42,1 11,8 

30,0 Holz 1,6 37,6 35,7 48,8 73,3 43,1 12,8 

17,1 Splint 1,2 37,2 23,8 36,9 15,1 61,1 47,5 75,9 62,2 98,3 43,0 13,6 

" 
Mitte 1,5 38,0 27,3 41,8 65,4 42,3 10,2 

" 
Kern 2,7 36,0 10,7 22,9 46,6 39,1 8,0 

25,5 Holz 1,7 36,9 36,3 49,5 73,2 41,5 10,9 
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7. Kiefer. 

..6 Organische Substauz Specif . 
<.> in 100 Raumtheilen Wassergehalt ... Gewicht ::I frischen Holzes "E A "' <1) 

"0 ... ~ 8 
I 

<.> 

Baum- in 100 Raum- I ~ 0 
::I <1) ... 

Raumtheile g ... 
::I gj oJ:> theilen ,'" 

"'"' b() 0~ <1) 

ldl theil .S 
.... 

frisch Itrocken 

"0 
Gram- ~ A ::I ... ::I 8·S >0 ... .~ 

.J:> ~ H ~ ~ C!,} ~C!,} .... ill 
8 me imbi- S~ :ol d< 'g "'- "".., .J:> ..., NA olA '-' 
::I trocken birt .~~ <PN <II ,..:0 ~.=: Ul 
~ .§ ~ ",A 

>!i 

I 
'l:l ~ 

a b c d e f g h i k 1 m n 0 

I 
17,1 Splint 1,0 41,7 26,7 41,4 15,3 58,0 43,3 73,9 58,1 99,7 47,5 12,1 

" 
Mitte 2,3 42,1 - - - 29,8 - - 41,4 71,9 47,5 11,4 

" 
Kern 3,3 40,8 - - - 11,9 - - 22,6 52,7 47,0 13,1 

22,0 Holz 1,8 41,6 - - - 40,6 - - 49,2 82,2 47,4 12,3 

22,3 Splint 1,3 41,0 26,3 40,8 15,8 57,9 43,4 73,3 58,8 98,9 46,7 12,3 

" 
Kern 2,8 42,8 - - - 37,2 - - 46,6 80,0 49,3 13,3 

17,5 Holz 2,0 41,7 - - - 49,4 - - 54,3 91,2 47,8 12,8 

27,5 I Splint 1,9 41,8 26,8 41,5 18,9 54,3 39,6 67,7 56,5 96,0 47,1 11,4 

Ganzer Stamm 45,3 - - - 38,2 - - - 83,5 - -

Splintkorper 44,8 28,7 44,5 13,6 57,7 i 41,9 75,5 - 102,5 - -
I 

8. Kiefer. 

Alter 110 Jahre. Hiihe 31 m. Inhalt 1,74 fm. 29. Juni 1884. 

1,5 Splint 1,0 46,1 29,5 45,7 11,9 58,6 42,4 i 78,1 55,9 104,7 54,6 15,7 

" 
Mitte 2,4 47,7 22,7 32,2 70,4 54,4 12,3 

" 
Kern 2,9 43,8 14,2 24,1 58,1 49,8 12,1 

40,5 Holz 1,7 45,6 36,1 44,2 81,7 52,9 13,8 

6,7 Splint 1,0 39,8 25,5 39,5 12,5 62,0 48,0 79,3 60,9 101,8 46,8 15,1 

" 
Mitte 1,5 41,7 18,4 30,6 60,0 49,0 14,9 

" 
Kern 3,4 37,0 11,5 23,5 48,5 42,3 12,4 

32,5 Holz 1,8 39,1 33,3 45,9 72,4 45,5 14,0 

11,9 Splint 1,0 37,3 23,9 37,0 14,7 61,4 48,3 76,6 62,2 98,6 42,7 12,7 

" 
Mitte 1,6 38,6 19,4 32,3 57,0 45,0 14,3 

" 
Kern 2,9 37,2 11,0 22,1 48.2 42,1 11,8 

30,0 Holz 1,6 37,6 35,7 48,8 73,3 43,1 12,8 

17,1 Splint 1,2 37,2 23,8 36,9 15,1 61,1 47,5 75,9 62,2 98,3 43,0 13,6 

" 
Mitte 1,5 38,0 27,3 41,8 65,4 42,3 10,2 

" 
Kern 2,7 36,0 10,7 22,9 46,6 39,1 8,0 

25,5 Holz 1,7 36,9 36,3 49,5 73,2 41,5 10,9 



a 

22,3 

" 20,5 

27,5 

1,5 

34,5 

Baum

Iheil 

b 

Splint 
Kern 
Holl. 

Splint 

c 

1,4 
2,3 
1,S 

II,s 

EillzeHabellen. 

8. Kiefer. 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 

I Raumtbeile ~ 
Gram- ! .------ '8 

me ! imbi- H 

<l Itroe:en b~t 

37,2 
37,S 
37,4 

23,S 

g 

IG,4 

36,2 23,2 36,0 16,7 

Was serge halt 

I I I 

59,S I! 46,71· 74,0 I 61,7 
144 - - I 27 G 

42:G! - I - i 53:3 

60,1 47,3· 73,9 62,4 

Specif. 
Gewicht 

115 

..., 
.:: 
<l) 

'-' 
2: 
g. 

"0 
.:: 

frisch I trocken j 

min o 

97,0 41,7 10,9 
52,2 42,4 11,0 
SO,O 42,0 11,0 

9G,3 41,1 11,8 

Ganzer Stamm 40,5 .- 36,5 - 77,0 --

Splintkiirper 40,7 26,1 I 40,4 13,6 60,3. 46,0 I 77,2 - 101,0 

9. Kiefer. 
Alter 80 Jahre. Hohe 27 m. Inhalt 1,19 fm. 10. October 1884. 

Splint 
Kern 
Holl. 

2,41 
2,7 
2,5 

43,3 
53,0 
45,3 

27,7 i 42,8 12,2160,1 45,0 78,6 5S,11103,4 
verkient - 16,9 24,2 70,0 

- i 51,1 53,0 96,5 
I 

49,3 12,2 
5rJ,9 11,5 
51,5 12,9 

6,7 Splint 
Kern 

29,5 Holz 

1,6 41,0 26,3 
2,9 40,0 
2,0 40,7 

40,7 14,9 58,8 44,4 74,9 59,2 99,4 46,2 11,3 
20,0 33,3 60,0 44,5 10,1 
45,7 52,9 8G,3 45,6 10,9 

11,9 

" 2G,0 

Splint 
Kern 
Holr. 

I,S 
3,8 
2,6 

3S,7 
37,4 
3S,2 

24,8 I 3S,4 14,1 G1,1 
- 17,0 

45,3 

47,5 77,1 61,2 9~),S 

31,3 54,5 
54,2 S3,5 

42,S 9,7 
43,4 13,7 
43,0 11,1 

17,1 Splint 2,5 39,8 25,5 39,5 12,8 Gl,7 47,7 78,8 60,6 101,S 44,G 10,9 

22,3 Splint 2,3 38,8 24,8 3S,4 13,G 61,G 48,0 77,9 61,4 100,3 43,2 10,6 

1,5 

" 29,5 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

41,8 

41,8 26,8 

- I - 50,1 

41,5 1~,0 60,2 45,5 77,7 

- 91,9 ·1· 

- 102,0 

10. Kiefer. I ) 

Alter 100 Jahre. Illhalt 0,93 fm. 3. April 1884. 

Splint 
Mltte 
Kern 
Holl. 

0,9 
2,5 
4,6 
1,G 

46,1 
42,G 
42,7 
44,3 

29,5 45,7 S,9 61,G 
3G,2 
113,4 
40,3 

45,4 83,G 

1) Diesel' Raum \\urde am 28. December 1883 viillig enlastet. 

57,2 107,7 
4b,9 78,8 
23,9 5G,2· 
47,6 84,G 

53,4 13,G 
48,8 12,7 
47,3 9,7 
50,3 12,0 

a 

22,3 

" 20,5 

27,5 

1,5 

34,5 

Baum

Iheil 

b 

Splint 
Kern 
Holl. 

Splint 

c 

1,4 
2,3 
1,S 

II,s 

EillzeHabellen. 

8. Kiefer. 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 

I Raumtbeile ~ 
Gram- ! .------ '8 

me ! imbi- H 

<l Itroe:en b~t 

37,2 
37,S 
37,4 

23,S 

g 

IG,4 

36,2 23,2 36,0 16,7 

Was serge halt 

I I I 

59,S I! 46,71· 74,0 I 61,7 
144 - - I 27 G 

42:G! - I - i 53:3 

60,1 47,3· 73,9 62,4 

Specif. 
Gewicht 

115 

..., 
.:: 
<l) 

'-' 
2: 
g. 

"0 
.:: 

frisch I trocken j 

min o 

97,0 41,7 10,9 
52,2 42,4 11,0 
SO,O 42,0 11,0 

9G,3 41,1 11,8 

Ganzer Stamm 40,5 .- 36,5 - 77,0 --

Splintkiirper 40,7 26,1 I 40,4 13,6 60,3. 46,0 I 77,2 - 101,0 

9. Kiefer. 
Alter 80 Jahre. Hohe 27 m. Inhalt 1,19 fm. 10. October 1884. 

Splint 
Kern 
Holl. 

2,41 
2,7 
2,5 

43,3 
53,0 
45,3 

27,7 i 42,8 12,2160,1 45,0 78,6 5S,11103,4 
verkient - 16,9 24,2 70,0 

- i 51,1 53,0 96,5 
I 

49,3 12,2 
5rJ,9 11,5 
51,5 12,9 

6,7 Splint 
Kern 

29,5 Holz 

1,6 41,0 26,3 
2,9 40,0 
2,0 40,7 

40,7 14,9 58,8 44,4 74,9 59,2 99,4 46,2 11,3 
20,0 33,3 60,0 44,5 10,1 
45,7 52,9 8G,3 45,6 10,9 

11,9 

" 2G,0 

Splint 
Kern 
Holr. 

I,S 
3,8 
2,6 

3S,7 
37,4 
3S,2 

24,8 I 3S,4 14,1 G1,1 
- 17,0 

45,3 

47,5 77,1 61,2 9~),S 

31,3 54,5 
54,2 S3,5 

42,S 9,7 
43,4 13,7 
43,0 11,1 

17,1 Splint 2,5 39,8 25,5 39,5 12,8 Gl,7 47,7 78,8 60,6 101,S 44,G 10,9 

22,3 Splint 2,3 38,8 24,8 3S,4 13,G 61,G 48,0 77,9 61,4 100,3 43,2 10,6 

1,5 

" 29,5 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

41,8 

41,8 26,8 

- I - 50,1 

41,5 1~,0 60,2 45,5 77,7 

- 91,9 ·1· 

- 102,0 

10. Kiefer. I ) 

Alter 100 Jahre. Illhalt 0,93 fm. 3. April 1884. 

Splint 
Mltte 
Kern 
Holl. 

0,9 
2,5 
4,6 
1,G 

46,1 
42,G 
42,7 
44,3 

29,5 45,7 S,9 61,G 
3G,2 
113,4 
40,3 

45,4 83,G 

1) Diesel' Raum \\urde am 28. December 1883 viillig enlastet. 

57,2 107,7 
4b,9 78,8 
23,9 5G,2· 
47,6 84,G 

53,4 13,G 
48,8 12,7 
47,3 9,7 
50,3 12,0 



116 

I 
..<:I 

'" ... 
;:::f 

A 
"0 ... 
~ '" ::; gj 
",'" 

..<:18 

.e 
..<:I 
8 
::; 
~ 

i=CI 

2 

1 

2 

1 

2 

a 

6,7 

" 
" 5,5 

1,9 

" 
" 0,5 

7,1 

" 6,0 

2,3 

1,5 

" 
" 32,0 

6,7 

" 
" 28,0 

11,9 

" 24,0 

17,1 

" 20,5 

Einzeltabellen, 

10. Kiefer. 

Organische Substanz Specif . 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes -+"' 
~ 

~ '" 8 '" 
Baum- '" in 100 Raum- I <l 

e ... 
Raumtheile ;:::f ... 

.!:l 
~ theilen .b,.§ p" 

bJl ... ~" '" theil l=I ;;:; "0 
'>=: Gram-

. . __ . "" 
~ ;:::f , I 8,5 ... H p I ~ Q), ~a:> frisch 1 trocken '§;: 

..<:I 
I imbi-

.-<g5 
~ me S 1l 1;G,!, i:l ~:a ..... "" ..<:I ...., ","" '" trocken b' t ..... ~ N ~I ~:o ~.s. W 

1 1 Ir ~ S tl ","" 
....... I "'CI .. 

I b c d I elf g h I ilk I m n 0 

Splint 0,81 39,5 25,31 39,2 9,7 65,°151,1 I 84,1 62,2 104,5 45,2 12,6 
Mitte 1,71 43,6 -

1 
- - 28,3 - I - 39,3 71,9 49,5 11,8 

Kern 3,9 45,6 - - - 11,9 - - 20,7 57,5 51,3 11,2 

Holz 1,6 42,4 - - - 39,2 - - 48,0 81,7 48,2 11,9 

Splint 0,8 37,5 24,0 37,2 10,1 65,9 52,7 83,8 63,7 103,3 42,6 11,9 
Mitte 2,3 42,4 - - - 32,5 - - 43,4 74,9 47,2 10,3 
Kern 3,2 40,3 - - - 12,3 - - 23,4 52,6 44,5 9,3 
Holz 1,7 39,4 - - - 41,7 - - 51,4 81,1 44,1 10,7 

Splint 1,2 39,6 25,4 39,4 6,9 67,7 53,7 88,6 63,1 107,3 44,9 11,8 
Kern 2,6 42,6 - - - 22,8 - - 34,9 65,4 48,6 12,3 
Holz 1,6 40,7 - - - 51,9 - - 56,1 92,6 46,2 12,0 

Splint 2,8 41,2 26,4 40,9 9,2 64,4 49,9 84,4 60,9 105,6 46,3 10,9 

Ganzer Stamm 41,5 I - - -142,6 - - - 84,1 -

1= Splintkiirper 41,6 . 26,7 41,4 9,1164,2 49,51 84,5 - 105,8 -

11. Kiefer. l ) 

Alter 80 Jahre. Inhalt 1,14 fm. 28. Juni 1884. 

Splint 1,6 52,0 33,3 51,6 12,0 54,7 36,4 75,2 51,2 106,8 59,7 12,8 
Mitte 4,0 51,1 16,1 23,9 67,2 56,9 10,2 
Kern 4,8 43,2 17,7 22,9 56,1 49,4 12,5 
Holz 2,7 50,3 38,8 43,5 89,1 57,3 12,2 

Splint 1,2 47,1 30,2 46,8 12,7 57,1 40,5 76,1 54,8 104,2 55,6 15,2 
Mitte 3,0 42,7 22,4 34,4 65,1 48,8 12,3 
Kern 5,0 39,4 12,2 23,9 51,8 44,5 11,6 
Holz 2,1 44,5 40,0 47,3 84,4 51,6 13,8 

Splint 1,6 43,4 27,8 43,1 11,8 60,4 45,1 79,2 58,2 103,9 50,1 13,4 
Kern 4,0 42,3 31,1 42,4 73,4 48,7 13,2 
Holz 2,0 43,2 54,3 55,7 97,5 49,8 13,3 

Splint 1,5 45,1 28,9 44,8 10,9 60,2 44,3 80,3 57,1 105,3 51,5 12,2 

Kern 3,7 44,3 15,7 26,2 60,0 il1,8 15,9 
Holz 2,2 44,8 43,6 49,3 88,4 51,6 13,0 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 viillig entiistet. 
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I 
..<:I 

'" ... 
;:::f 

A 
"0 ... 
~ '" ::; gj 
",'" 

..<:18 

.e 
..<:I 
8 
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~ 
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1 

2 
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6,7 

" 
" 5,5 

1,9 

" 
" 0,5 

7,1 

" 6,0 

2,3 

1,5 

" 
" 32,0 

6,7 

" 
" 28,0 

11,9 

" 24,0 

17,1 

" 20,5 

Einzeltabellen, 

10. Kiefer. 

Organische Substanz Specif . 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes -+"' 
~ 

~ '" 8 '" 
Baum- '" in 100 Raum- I <l 

e ... 
Raumtheile ;:::f ... 

.!:l 
~ theilen .b,.§ p" 

bJl ... ~" '" theil l=I ;;:; "0 
'>=: Gram-

. . __ . "" 
~ ;:::f , I 8,5 ... H p I ~ Q), ~a:> frisch 1 trocken '§;: 

..<:I 
I imbi-

.-<g5 
~ me S 1l 1;G,!, i:l ~:a ..... "" ..<:I ...., ","" '" trocken b' t ..... ~ N ~I ~:o ~.s. W 

1 1 Ir ~ S tl ","" 
....... I "'CI .. 

I b c d I elf g h I ilk I m n 0 

Splint 0,81 39,5 25,31 39,2 9,7 65,°151,1 I 84,1 62,2 104,5 45,2 12,6 
Mitte 1,71 43,6 -

1 
- - 28,3 - I - 39,3 71,9 49,5 11,8 

Kern 3,9 45,6 - - - 11,9 - - 20,7 57,5 51,3 11,2 

Holz 1,6 42,4 - - - 39,2 - - 48,0 81,7 48,2 11,9 

Splint 0,8 37,5 24,0 37,2 10,1 65,9 52,7 83,8 63,7 103,3 42,6 11,9 
Mitte 2,3 42,4 - - - 32,5 - - 43,4 74,9 47,2 10,3 
Kern 3,2 40,3 - - - 12,3 - - 23,4 52,6 44,5 9,3 
Holz 1,7 39,4 - - - 41,7 - - 51,4 81,1 44,1 10,7 

Splint 1,2 39,6 25,4 39,4 6,9 67,7 53,7 88,6 63,1 107,3 44,9 11,8 
Kern 2,6 42,6 - - - 22,8 - - 34,9 65,4 48,6 12,3 
Holz 1,6 40,7 - - - 51,9 - - 56,1 92,6 46,2 12,0 

Splint 2,8 41,2 26,4 40,9 9,2 64,4 49,9 84,4 60,9 105,6 46,3 10,9 

Ganzer Stamm 41,5 I - - -142,6 - - - 84,1 -

1= Splintkiirper 41,6 . 26,7 41,4 9,1164,2 49,51 84,5 - 105,8 -

11. Kiefer. l ) 

Alter 80 Jahre. Inhalt 1,14 fm. 28. Juni 1884. 

Splint 1,6 52,0 33,3 51,6 12,0 54,7 36,4 75,2 51,2 106,8 59,7 12,8 
Mitte 4,0 51,1 16,1 23,9 67,2 56,9 10,2 
Kern 4,8 43,2 17,7 22,9 56,1 49,4 12,5 
Holz 2,7 50,3 38,8 43,5 89,1 57,3 12,2 

Splint 1,2 47,1 30,2 46,8 12,7 57,1 40,5 76,1 54,8 104,2 55,6 15,2 
Mitte 3,0 42,7 22,4 34,4 65,1 48,8 12,3 
Kern 5,0 39,4 12,2 23,9 51,8 44,5 11,6 
Holz 2,1 44,5 40,0 47,3 84,4 51,6 13,8 

Splint 1,6 43,4 27,8 43,1 11,8 60,4 45,1 79,2 58,2 103,9 50,1 13,4 
Kern 4,0 42,3 31,1 42,4 73,4 48,7 13,2 
Holz 2,0 43,2 54,3 55,7 97,5 49,8 13,3 

Splint 1,5 45,1 28,9 44,8 10,9 60,2 44,3 80,3 57,1 105,3 51,5 12,2 

Kern 3,7 44,3 15,7 26,2 60,0 il1,8 15,9 
Holz 2,2 44,8 43,6 49,3 88,4 51,6 13,0 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 viillig entiistet. 



HaUln

theil 

22,31 Splint 

2.5,5 I Splint 

Einzeltabellen. 

11. Kiefer. 

Organische Substallz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 
Wassergehalt 

Specif. 
Gewicht 

117 

2 - -- --~-,---------

! I Raumtheile 

<:J 
-----------~---I----~----- ~ 

ill 100 Raum- I § I 8 
>=I 

'E 
.J:i 
<e 

>-:> 

c 

8 
~ 
'" Gram- ; -------- - 'B 

me Itrocken I iu:bi- H 

theilen d,.@ &< 
0.0 I "2 :-------;-:-1 :::: ~ - §.~ frisch trocken .~ 

S~ :;j~]' N~~::= I ~ ...... § q::N d ",,:0 C';\ <:) \.I ... 

I I blrt 

d ' elf 

~ .S~ ~ ~~.~ I 
g II i,k 1 m n o 

42,8 

I 
1

3,0 

2,4 

41,7 26,7 

42,5 13,3 

9,4 63,9149,2: 83,9 60,5 10.\7 

76,9 58,1 102,2 59,3 44,2 

41,4 

27,4 

47,0 11,3 

48,4 11,.5 

Ganzer Stamm 45,9 - - - 44,8
1 

- - 90,7 

S plintkiirper 46,9 1 30,1 1 46,6 11,8158,11 41,6 77,9 - 105,0; 

1,5 I Splint 
lIIitto 

" 27,0 
Kern 
lIolz 

12. Kiefer. 1) 
Alter 00 Jahrc. Inhalt 0,76 fIll. 29. Juni 1884. 

1,3 I 47,9 
2,1 50,1 
2,4 44,4 
1,7 47,3 

30,7 ' 47,6 9,!) 59,4 42,.5 81,1 
27,6 
14,4 
42,8 

5~,31107,1 
3;),5 77,7 

24,4\ 58,8 
47,5 90,6 

-I-

57,81 17,0 
57,.3

1
12,5 

52,5 15,4 
56,3 15,9 

6,7 Splint 
Kern 
Holz 

1,1 
2,5 
1,6 

46,1 
44,2 
45,3 

29,5 45,7 13,9 56,6 40,·1 74,4 5ii,1 102,6 55,4 16,9 

" 24,0 

11,9 

21,0 

Splint 
Kern 
llolz 

1,7 
2,8 
2,1 

17,1 Splint 2.1 
Kern 3,8 

16,5 Holz 2,7 

22,3 Splint 2,3 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

46,3 
40,9 
44,0 

42,1 
42,6 
42,3 

41,0 I 

452 I 

45:9 I 

20,8 31,9 64,9 50,9 13,2 
41,3 47,7 86,6 53,5 15,3 

2:),7 46,0 16,3 54,0 37,7 70,0 I 53,9 100,3 

-- I 18,8 -131,4 5?,6 
3D,1 - 47,1 83,1 

27,0 41.8 13,0 60,0 45,2 
29,7 

77,71 58,7 
- 41,0 

53,9 -- 56,1 

26,3 1 40,8 18,0 55,3 

43,4 

40,8 68,9 57,5 

4~1 , 75,51 i I 29,4 ' 4.5,6 13,3 57,3 

13. Kicfer. 2) 

102,1 
72,3 
96,1 

96,3 

88,6 

103,2 

52,3 11,5 
46,4 11,9 
50,0 11,6 

47,5 11,3 
45,8 7,0 
44,6 10,5 

45,7 10,3 

Alter 100 Jahrc. Inhalt 0,71 fID. 0. Octobcr 1884. 

1,51 Splint 
" Mitte 

" 1 Kern 
27,0 Holz 

0,8 44,4 28,.5 
2,0 42,1 
4,3 40,3 
1,5 42,9 

4:1 11~7 

-1--- --

58,8 i 43,21 77,3. 56,9 103,1 
22,7: - I --! 35,0 64,7 
12,5' -- I -! 23,7 52,9 
40,3 -- -. 48,8 83,2 

52,1 
48,1 
45,2 
49,5 

14,8 
12,5 
10,8 
13,3 

1) Diesel' Baum ist am 4. April entiistet. Sein Zuwachs bis zum 28. Juni ist Seite 33 
dargesteJlt. 

2) Diesel' Bauill ist am 4. April enUlstet. Sein Zuwachs ist Seite 33 dargestellt. 

HaUln

theil 

22,31 Splint 

2.5,5 I Splint 

Einzeltabellen. 

11. Kiefer. 

Organische Substallz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 
Wassergehalt 

Specif. 
Gewicht 
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2 - -- --~-,---------

! I Raumtheile 

<:J 
-----------~---I----~----- ~ 

ill 100 Raum- I § I 8 
>=I 

'E 
.J:i 
<e 

>-:> 

c 

8 
~ 
'" Gram- ; -------- - 'B 

me Itrocken I iu:bi- H 

theilen d,.@ &< 
0.0 I "2 :-------;-:-1 :::: ~ - §.~ frisch trocken .~ 

S~ :;j~]' N~~::= I ~ ...... § q::N d ",,:0 C';\ <:) \.I ... 

I I blrt 

d ' elf 

~ .S~ ~ ~~.~ I 
g II i,k 1 m n o 

42,8 

I 
1

3,0 

2,4 

41,7 26,7 

42,5 13,3 

9,4 63,9149,2: 83,9 60,5 10.\7 

76,9 58,1 102,2 59,3 44,2 

41,4 

27,4 

47,0 11,3 

48,4 11,.5 

Ganzer Stamm 45,9 - - - 44,8
1 

- - 90,7 

S plintkiirper 46,9 1 30,1 1 46,6 11,8158,11 41,6 77,9 - 105,0; 

1,5 I Splint 
lIIitto 

" 27,0 
Kern 
lIolz 

12. Kiefer. 1) 
Alter 00 Jahrc. Inhalt 0,76 fIll. 29. Juni 1884. 

1,3 I 47,9 
2,1 50,1 
2,4 44,4 
1,7 47,3 

30,7 ' 47,6 9,!) 59,4 42,.5 81,1 
27,6 
14,4 
42,8 

5~,31107,1 
3;),5 77,7 

24,4\ 58,8 
47,5 90,6 

-I-

57,81 17,0 
57,.3

1
12,5 

52,5 15,4 
56,3 15,9 

6,7 Splint 
Kern 
Holz 

1,1 
2,5 
1,6 

46,1 
44,2 
45,3 

29,5 45,7 13,9 56,6 40,·1 74,4 5ii,1 102,6 55,4 16,9 

" 24,0 

11,9 

21,0 

Splint 
Kern 
llolz 

1,7 
2,8 
2,1 

17,1 Splint 2.1 
Kern 3,8 

16,5 Holz 2,7 

22,3 Splint 2,3 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

46,3 
40,9 
44,0 

42,1 
42,6 
42,3 

41,0 I 

452 I 

45:9 I 

20,8 31,9 64,9 50,9 13,2 
41,3 47,7 86,6 53,5 15,3 

2:),7 46,0 16,3 54,0 37,7 70,0 I 53,9 100,3 

-- I 18,8 -131,4 5?,6 
3D,1 - 47,1 83,1 

27,0 41.8 13,0 60,0 45,2 
29,7 

77,71 58,7 
- 41,0 

53,9 -- 56,1 

26,3 1 40,8 18,0 55,3 

43,4 

40,8 68,9 57,5 

4~1 , 75,51 i I 29,4 ' 4.5,6 13,3 57,3 

13. Kicfer. 2) 

102,1 
72,3 
96,1 

96,3 

88,6 

103,2 

52,3 11,5 
46,4 11,9 
50,0 11,6 

47,5 11,3 
45,8 7,0 
44,6 10,5 

45,7 10,3 

Alter 100 Jahrc. Inhalt 0,71 fID. 0. Octobcr 1884. 

1,51 Splint 
" Mitte 

" 1 Kern 
27,0 Holz 

0,8 44,4 28,.5 
2,0 42,1 
4,3 40,3 
1,5 42,9 

4:1 11~7 

-1--- --

58,8 i 43,21 77,3. 56,9 103,1 
22,7: - I --! 35,0 64,7 
12,5' -- I -! 23,7 52,9 
40,3 -- -. 48,8 83,2 

52,1 
48,1 
45,2 
49,5 

14,8 
12,5 
10,8 
13,3 

1) Diesel' Baum ist am 4. April entiistet. Sein Zuwachs bis zum 28. Juni ist Seite 33 
dargesteJlt. 

2) Diesel' Bauill ist am 4. April enUlstet. Sein Zuwachs ist Seite 33 dargestellt. 



118 Einzeltabellen. 

13. Kiefer. 

..b Organiscbe Substanz Specif. 
'" in 100 Raumtheilen WassergebaJi ... 

Gewicht ::I frischen Holzes A '" ;<;:': 
'"C ... 

I 
'" S in 100 Raum- I <= ~'" Baum- ... 

Raumtheile ::I ~ .s:> ::I tbeilen c\.~ 
118 

bJ) " thei! .~ ~ 0" 
Gram- ---- ______ . .0 

'0 .... ::I I. I. g.S 
..cl ..cl >-=i 0: I ~ cD!;::: Q;) ~ ~ frisch trocken 
8 " me imbi- " :d ~-gl ~~ -:c; ~ S" ::I trocken birt .~ § ~N ~ 1-<00 ~ ~ 
" S ~ q;,"':::: ...... 
~ 

I 
0 .~ 00 I '0 ;: 

a b c d e f g hi, k I m n 

6,7 Splint 0,6 43,4 I 43,1 I 
44,9 I 78,91 58,1 103,2 50,6 27,8 I 12,0 60,2 

" 
Mitte 1,5 42,3 - - - 22,9 - - 35,1 65,2 47,9 

" 
Kern 3,0 38,3 - - - 10,9 - - 22,6 49,2 41,9 

22,0 Holz 11,2 41,3 - - - 36,5 - - 46,9 77,8 46,9 

11,9 Splint 0,7 40,9 26,2 40,6 13,1 60,7 46,3 78,0 59,7 101,7 46,4 

" 
Kern 2,8 38,9 - _. - 16,5 - - 29,8 55,3 42,7 

18,0 Holz 1,4 40,1 -' - - 41,8 - - 51,1 81,9 44,8 

17,1 Splint 0,8 39,2 25,1 38,9 13,1 61,8 48,0 78,6 61,2 101,0 44,3 

" 
Kern 3,1 38,7 - - - 15,4 - - 28,6 53,8 42,5 

15,5 Holz 1,4 38,9 - - - 46,9 - - 54,6 85,8 43,7 

22,3 Splint 1,2 41,2 26,4 40,9 9,6 64,0 49,5 83,7 60,8 105,2 46,5 

" 
Kern 2,5 38,8 - - - 47,9 - - 55,3 86,7 43,5 

11,0 Holz 1,6 40,7 - - - 60,7 - - 59,8 101,4 45,9 

25,0 Splint 2,0 40,4 25,9 40,1 16,4 57,7 43,5 72,6 59,1 98,0 45,4 

Ganzer Stamm 41,3 

2~1 I 
- - 42,2 - - - 83,5 -

Splintkorper 43,8 I 43,5 111,8 60,11 44,7 79,11 - 103,9 -

14. Kiefer. I) 
Alter 90 Jahre. Inhalt 1,16 fm. 30. December 1884. 

1,51 Splint 1,4 44,5 28,5 44,2 12,7 58,8 43,1 77,3 56,9 103,3 51,0 
" Kern 2,4 43,0 16,0 27,1 59,0 48,3 

30,5 Holz 1,8 44,0 44,9 50,5 88,9 50,1 

6,7 Splint 1,2 40,0 25,6 39,7 14,6 59,8 45,7 75,8 60,0 99,8 46,1 

" 
Kern 2,5 38,0 14,3 31,5 55,5 43,2 

27,5 Holz 1,7 39,1 43,0 i 52,3 82,2 44,9 

11,9 Splint 1,4 36,7 23,5 36,4 14,7 61,8 48,9 76,9 62,7 98,5 40,8 
Kern 3,1 34,5 15,7 31,2 50,2 38,7 

26,0 Holz 2,0 35,9 46,6 56,4 82,5 40,1 

17,1 Splint 1,6 34,5 22,1 34,2 13,4 64,5 52,4 79,6 65,1 99,1 38,3 
Kern 13,5 35,2 -

1= 
15,7 30,9 50,9 38,6 

22,0 Holz 2,2 34,8 - 48,2 58,1 83,0 38,4 

1) Dieser Baum ist am 11. October 1884 entiistet. 

-;:; 
'" '" 0 ... 
D.. 

'" "" .S 
E< 

,.0 
0 

en 

0 

14, 
11, 
8, 

11, 

11, 
9, 

10, 

2 
6 
6 

8 

8 
1 
7 

11, 6 
9,( 

10, 

11, 
10, 

9 

3 
8 
2 11,' 

11, 1 

-
-

12,9 
10,9 
12,2 

13,3 
12,1 
12,8 

10,2 
10,7 
10,4 

9,8 
8,8 
9,5 

118 Einzeltabellen. 

13. Kiefer. 

..b Organiscbe Substanz Specif. 
'" in 100 Raumtheilen WassergebaJi ... 

Gewicht ::I frischen Holzes A '" ;<;:': 
'"C ... 

I 
'" S in 100 Raum- I <= ~'" Baum- ... 

Raumtheile ::I ~ .s:> ::I tbeilen c\.~ 
118 

bJ) " thei! .~ ~ 0" 
Gram- ---- ______ . .0 

'0 .... ::I I. I. g.S 
..cl ..cl >-=i 0: I ~ cD!;::: Q;) ~ ~ frisch trocken 
8 " me imbi- " :d ~-gl ~~ -:c; ~ S" ::I trocken birt .~ § ~N ~ 1-<00 ~ ~ 
" S ~ q;,"':::: ...... 
~ 

I 
0 .~ 00 I '0 ;: 

a b c d e f g hi, k I m n 

6,7 Splint 0,6 43,4 I 43,1 I 
44,9 I 78,91 58,1 103,2 50,6 27,8 I 12,0 60,2 

" 
Mitte 1,5 42,3 - - - 22,9 - - 35,1 65,2 47,9 

" 
Kern 3,0 38,3 - - - 10,9 - - 22,6 49,2 41,9 

22,0 Holz 11,2 41,3 - - - 36,5 - - 46,9 77,8 46,9 

11,9 Splint 0,7 40,9 26,2 40,6 13,1 60,7 46,3 78,0 59,7 101,7 46,4 

" 
Kern 2,8 38,9 - _. - 16,5 - - 29,8 55,3 42,7 

18,0 Holz 1,4 40,1 -' - - 41,8 - - 51,1 81,9 44,8 

17,1 Splint 0,8 39,2 25,1 38,9 13,1 61,8 48,0 78,6 61,2 101,0 44,3 

" 
Kern 3,1 38,7 - - - 15,4 - - 28,6 53,8 42,5 

15,5 Holz 1,4 38,9 - - - 46,9 - - 54,6 85,8 43,7 

22,3 Splint 1,2 41,2 26,4 40,9 9,6 64,0 49,5 83,7 60,8 105,2 46,5 

" 
Kern 2,5 38,8 - - - 47,9 - - 55,3 86,7 43,5 

11,0 Holz 1,6 40,7 - - - 60,7 - - 59,8 101,4 45,9 

25,0 Splint 2,0 40,4 25,9 40,1 16,4 57,7 43,5 72,6 59,1 98,0 45,4 

Ganzer Stamm 41,3 

2~1 I 
- - 42,2 - - - 83,5 -

Splintkorper 43,8 I 43,5 111,8 60,11 44,7 79,11 - 103,9 -

14. Kiefer. I) 
Alter 90 Jahre. Inhalt 1,16 fm. 30. December 1884. 

1,51 Splint 1,4 44,5 28,5 44,2 12,7 58,8 43,1 77,3 56,9 103,3 51,0 
" Kern 2,4 43,0 16,0 27,1 59,0 48,3 

30,5 Holz 1,8 44,0 44,9 50,5 88,9 50,1 

6,7 Splint 1,2 40,0 25,6 39,7 14,6 59,8 45,7 75,8 60,0 99,8 46,1 

" 
Kern 2,5 38,0 14,3 31,5 55,5 43,2 

27,5 Holz 1,7 39,1 43,0 i 52,3 82,2 44,9 

11,9 Splint 1,4 36,7 23,5 36,4 14,7 61,8 48,9 76,9 62,7 98,5 40,8 
Kern 3,1 34,5 15,7 31,2 50,2 38,7 

26,0 Holz 2,0 35,9 46,6 56,4 82,5 40,1 

17,1 Splint 1,6 34,5 22,1 34,2 13,4 64,5 52,4 79,6 65,1 99,1 38,3 
Kern 13,5 35,2 -

1= 
15,7 30,9 50,9 38,6 

22,0 Holz 2,2 34,8 - 48,2 58,1 83,0 38,4 

1) Dieser Baum ist am 11. October 1884 entiistet. 

-;:; 
'" '" 0 ... 
D.. 

'" "" .S 
E< 

,.0 
0 

en 

0 

14, 
11, 
8, 

11, 

11, 
9, 

10, 

2 
6 
6 

8 

8 
1 
7 

11, 6 
9,( 

10, 

11, 
10, 

9 

3 
8 
2 11,' 

11, 1 

-
-

12,9 
10,9 
12,2 

13,3 
12,1 
12,8 

10,2 
10,7 
10,4 

9,8 
8,8 
9,5 



a 

22,3 

27,5 

Baum

thei! 

b 

Splint 

Splint 

I 

Einzeltabellen. 

14. Kiefer. 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Specif. 
Gewicbt 
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.... friscb en Holzes 
..s: ! ~---I Raumtheile - ~ I~i-n--\-~-~i-l!-~-u-m-----C-I-J,--,~--- ~--I- ---- ! 

;.!J~ I ] 'S Gram- -~~I-~- 'S 
~ me I imbi- H 

~ d troc:,en I b~t 
g 

§,~ frisch ItrOCken .~ 
~~ ~ 
~.2 00 

I:< 

III I n o h 

1
2,4 

2,8 

32,8 

35,2 

21,0 

22,6 

32,6 11,1 67,9 56,3 83,5 67,5 100,7 i 36,3 9,7 

35,0 13,0 64-,4 52,0 80,0 64,6 98,9 39,2 10,0 

Ganzer Stamm 38,6 - - - 47,4 - - - 86,0' - -

Splintkiirper 39,2 25,1 38,9 13,5 61,4 47,6 77,9 - 100,6 - -

15. Kiefer. I ) 

Alter 100 Jahre. H6he 28 m. Inhalt 1,4 fm. 3. April 1884. 

1,5 

36,5 

6,7 

" 
31,0 

11,9 

" 
26,0 

17,1 

" 
" 23,0 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Rolz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Rolz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Rolz 

22,3 Splint 
Kern 

17,0 Rolz 

],2\ 45,4 
2,3 44,8 
4,5 40,1 
2,2 44,9 

1,2 
1,8 
4,5 
2,0 

1,2 
2,0 
3,7 
2,0 

1,6 
2,9 
5,3 
2,6 

45,5 
43,0 
38,5 
42,1 

42,2 
40,4 
37,9 
40,5 

39,7 
39,6 
39,3 
39,6 

29,1 

29,1 

27,0 

25,5 

2,6 41,0 26,3 
4,1 40,4 
3,2 40,9 

45,1 20,3 50,6 
22,5 
10,6 
32,7 

51,2 98,8 
33,4 67,2 
23,9 52,7 
42,2 77,6 

45,1 19,9 51,0 35,0 63,7 52,8 96,5 
21,8 33,6 64,8 
11,5 22,9 50,0 
33,5 43,8 76,4 

41,9 21,8 51,2 36,3 62,5 54,8 93,4 
20,5 33,7 60,9 
11,3 22,!l 49,2 
33,1 44,9 73,4 

39,5 23,2 51,3 37,3 61,6 56,1 91,0 
26,4 40,0 65,9 
11,1 22,0 50,5 
36,4 47,9 76,0 

55,21 12,6 
52,4 14,5 
44,5 10,0 
51,2 11,9 

52,3 13,0 
47,1 8,6 
42,6 9,5 
48,3 11,1 

47,2 10,6 
45,1 10,6 
41,9 9,6 
45,1 10,3 

44,4 10,6 
44,8 11,7 
43,1 8,6 
44,2 10,3 

40,8 24,5 49,2 34,7 58,6 54,5 90,2 45,5 9,8 
9,4 
9,7 

32,3 44,5 72,7 44,5 
44,9 52,3 85,7 45,2 

26,5 Splint 2,9 40,0 25,6 39,7 19,5 54,9 40,8 67,6 57,9 94,9 44,7 10,6 

Ganzer Stamm 42,3 

Splintkiirper 43,4 27,8 

- I - 34,8 

43,1 21,5 50,7 35,4 62,2 

77,1 

94,1 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 liber dem Boden eillgesagt. 

a 

22,3 

27,5 

Baum

thei! 

b 

Splint 

Splint 

I 

Einzeltabellen. 

14. Kiefer. 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Specif. 
Gewicbt 
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.... friscb en Holzes 
..s: ! ~---I Raumtheile - ~ I~i-n--\-~-~i-l!-~-u-m-----C-I-J,--,~--- ~--I- ---- ! 

;.!J~ I ] 'S Gram- -~~I-~- 'S 
~ me I imbi- H 

~ d troc:,en I b~t 
g 

§,~ frisch ItrOCken .~ 
~~ ~ 
~.2 00 

I:< 

III I n o h 

1
2,4 

2,8 

32,8 

35,2 

21,0 

22,6 

32,6 11,1 67,9 56,3 83,5 67,5 100,7 i 36,3 9,7 

35,0 13,0 64-,4 52,0 80,0 64,6 98,9 39,2 10,0 

Ganzer Stamm 38,6 - - - 47,4 - - - 86,0' - -

Splintkiirper 39,2 25,1 38,9 13,5 61,4 47,6 77,9 - 100,6 - -

15. Kiefer. I ) 

Alter 100 Jahre. H6he 28 m. Inhalt 1,4 fm. 3. April 1884. 

1,5 

36,5 

6,7 

" 
31,0 

11,9 

" 
26,0 

17,1 

" 
" 23,0 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Rolz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Rolz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Rolz 

22,3 Splint 
Kern 

17,0 Rolz 

],2\ 45,4 
2,3 44,8 
4,5 40,1 
2,2 44,9 

1,2 
1,8 
4,5 
2,0 

1,2 
2,0 
3,7 
2,0 

1,6 
2,9 
5,3 
2,6 

45,5 
43,0 
38,5 
42,1 

42,2 
40,4 
37,9 
40,5 

39,7 
39,6 
39,3 
39,6 

29,1 

29,1 

27,0 

25,5 

2,6 41,0 26,3 
4,1 40,4 
3,2 40,9 

45,1 20,3 50,6 
22,5 
10,6 
32,7 

51,2 98,8 
33,4 67,2 
23,9 52,7 
42,2 77,6 

45,1 19,9 51,0 35,0 63,7 52,8 96,5 
21,8 33,6 64,8 
11,5 22,9 50,0 
33,5 43,8 76,4 

41,9 21,8 51,2 36,3 62,5 54,8 93,4 
20,5 33,7 60,9 
11,3 22,!l 49,2 
33,1 44,9 73,4 

39,5 23,2 51,3 37,3 61,6 56,1 91,0 
26,4 40,0 65,9 
11,1 22,0 50,5 
36,4 47,9 76,0 

55,21 12,6 
52,4 14,5 
44,5 10,0 
51,2 11,9 

52,3 13,0 
47,1 8,6 
42,6 9,5 
48,3 11,1 

47,2 10,6 
45,1 10,6 
41,9 9,6 
45,1 10,3 

44,4 10,6 
44,8 11,7 
43,1 8,6 
44,2 10,3 

40,8 24,5 49,2 34,7 58,6 54,5 90,2 45,5 9,8 
9,4 
9,7 

32,3 44,5 72,7 44,5 
44,9 52,3 85,7 45,2 

26,5 Splint 2,9 40,0 25,6 39,7 19,5 54,9 40,8 67,6 57,9 94,9 44,7 10,6 

Ganzer Stamm 42,3 

Splintkiirper 43,4 27,8 

- I - 34,8 

43,1 21,5 50,7 35,4 62,2 

77,1 

94,1 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 liber dem Boden eillgesagt. 



120 Einzeltabellen. 

16. Kiefer. l ) 

Alter 95 Jahre. H6he 28 m. Inhalt 1,37 fm. 28. Juni 1884. 
.- . 

~ 
Organisehe Substanz Specif. 

.... in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewicht = frisehen Holzes A 2i 

"" .... '$ 8 
I 

in 100 Raum- " = '" Baum- .... 
Raumtheile = ~ ~ = theilen ,'" bD '" 0] <l> 

theil = .... 

frisch I trocken 
1]8 .;:: Gram- <::: 
'0 .... ::; 

" I gj "'! d: '" 
8.::: 

,<:I ~ H .... ~ 
8 '" me imbi- S ~ l;g b'g I ~~ '"'~ ...., 

trocken "-,,, ::; 
birt ..... N d l i00i: 0 d.~ '" 

I 
~ s ~I ",-", 

I '" ~ ..... r:n "'0 

a b c d e f g It I i k 1 m n 

1,5 Splint 1,9 46,3 2(),7 46,0 15,6 54,7 \ 38,4170,5 51,11101,0 53,7 

" 
Mitte 1,9 47,0 - - - 23,7 - - 33,6 70,8 54,2 

" 
Kern 3,8 42,1 - - - 12,5 - - 23,0 54,8 47,9 

34,0 Holz 2,4 45,6 - - - 40,0 - - 46,8 85,6 52,5 

6,7 Splint 1,8 44,9 28,8 44,6 17,6 53,6 37,8 68,2 54,4 98,6 51,9 

" 
Mitte 2,1 43,3 - - - 25,8 - - 37,3 69,0 50,0 

" 
Kern 3,4 39,0 - - - 12,0 - - 23,5 51,0 46,1 

31,0 llolz 2,2 43,3 - - - 40,0 - - 47,9 83,1 50,3 

11,9 Splint 2,1 43,8 28,1 43,5 17,2 54,7 39,3 69,5 55,5 98,5 50,9 

" 
Mitte 3,0 41,0 - - - 20,9 - - 33,8 61,9 46,4 

" 
Kern 4,6 38,7 - - - 11,6 - - 22,9 50,2 43,4 

27,5 Holz 2,6 42,7 - - - 43,5 - - 50,5 86,2 49,2 

17,1 Splint 2,5 41,2 26,4 40,9 17,2 56,4 41.9 70,9 57,8 97,7 45,6 

" 
Kern 5,0 39,2 - - - 26,9 - - 40,6 66,0 44,3 

23,5 Holz 3,2 40,8 - - - 48,9 - - 54,5 89,7 45,3 

22,3 Splint 3,9 39,0 25,0 39,0 13,3 61,7 47,7 78,2 61,2 100,7 43,7 

" 
Kern 3,0 38,4 - - - 42,5 - - 52,5 80,9 42,1 

16,0 Holz I ~6 38,9 - - - 59,6 - - 60,4 98,5 43,6 

26,5 Splint 3,0 36,6 23,4 36,3 11,2 65,4 52,5 82,4 64,1 102,0 40,4 

Ganzer Stamm 43,1 

1 

-

4;'511~1 
43,5

1 

- -I - 86,6 -

Splintkiirper 43,9 28,1 55,81 40,4 71,5 1 - 99,7 -

-

'il 
'" '-' 
0 

5. 
'" "" = 'r;; 

,<:I 
u 

rf) 

0 

13, 6 

13, 2 

11,. 9 

2 13, 

13, 5 

3 

3 

9 

13,' 

15, 

13, 

14, 

11, 
10, 

13, 

9, 

11, 

10, 

° 8 
9 

2 

5 

5 

° 
10, 

9, 

10, 

8 

o 
6 

9, 5 

-

-

1) Dieser Baum wurde am 1. Januar 1884 iiber dem Boden eingesagt. Der Splint 
wurde aber auf der einen Seite nicht viillig durchschuitten. Die neuen Triebe haben erst 
die balbe normale Lange erreicht, die Nadeln sind 2 ern lang. Eine schwache Jabrring
bildung zu erkennen. 
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17. Kiefer. 1) 

Alter 80 Jahre. Hohe 28 m. InhaIt 1,11 fm. 28. Juni 1884 . 
. . .. -

..6 Organische Substanz Specif . 
'" in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht .... 
::l frischen Holzes I:i A 2 _. Q) 

'-' 
~ .... ":;) S in 100 Raum- <=: 0 

S ~ Baum- .5 '" Raumtheile ~ theilen d,.~ 0-,., <n OIl " '" 1iS theil ~ 
.... 01l o:j 

·c Gram-
--~- -

I 
¢:: -

8'" 
~ 

~ • j. .~ ,'" ... H '" i}i "I~" .... ~ fri;ch truckcn .<:l ..d 
S cd me I imbi-

<l> ::;j l"'::l C,)~ ,-'" ..d 
..." 

<=:N ~::s § ~!o ",-" '" ::l trocken b' t .~ ; ~.~ W 
cd I I If 0 

~N....,;>' C)...c: 
I ;: 

I 
P=I .:::: 00: rO 

a 1> c d 1 e : f g II ilk I 111 11 0 

! 

1,.5 Splint 1,3 40,4 25,9 40,1 44,8 29,3 15,1 25~2 42,6 6~J,7 ,16,8 13, 8 

" 
~1itte 2,5 41,1 - - - 22,6 - - 3[),4 63,8 ·18,4 14,9 

Kern 4 ') 40,7 - - - 11,8 - - 20,8 52,5 4-1,7 9, 
" 

,~ o 
31,0 Holz 2,0 40,7 - - - 23,-1 - - 36,6 64,1 46,(; 12,9 

6,7 Splint 1,5 38,7 24,8 38,4 22,9 52,3 38,7 62,8 57,5 91,0 44,9 13,9 

" 
Mitle 2,5 38,5 - - - 18,8 - - 32,8 57,3 43,0 10,4 

" 
Kern 3,8 36,0 - - -- 10,9 - - 23,2 47,0 40,5 11, ° 28,0 Holz 2,1 38,2 .- - - 36,5 -- - 48,9 7-1,7 43,(; 12,9 

11,9 Splint 2,0 38,2 24,5 38,0 17,3 [)8,2 44,7 72,1 60,4 96,4 4:>,5 12,1 

Kern 3,7 37,7 - - - 18,4 - - 32,7 56,1 4') ., 10,8 
" 

'-li) 

24,0 IIolz 2,6 38,1 - - - 44-,1 - - 53,7 8') 0) 
-,~ 43,1 11,7 

l7,1 Splint 2,3 36,4 23,3 36,1 26,4 50,3 37,5 58,7 58,0 86,7 4l,2 11,6 

" 
Kern 4,3 36,0 - - - 21,5 - - 37,5 57,6 40,6 11,2 

19,0 Holz 3,0 36,3 - - - 41,9 - - 53,6 78,2 40.9 11,5 

22,3 Splint 2,6 36,5 23,4 36,3 20,2 56,4 43,5 68,3 60,7 !1:!,9 40,6 10,3 

27,5 Splint 12,6 36,0 23,1 35,8 14,2 62,7 50,0 77,!J 63,5 98,7 39,0 7,5 

Ganzer Stamm 38,7 - - - 34,9 - - - 73,G - -
Splintkiirper 38,5 24,6 38,1 28,3 47,1 33,6 54,3 - 85,6 - -

18. K i e fer. 2) 

Alter 95 Jahre. Hohe 29 m. Inhalt 1,31 fm. 11. October 1884. 

1,5 Splint 1'''1'''' 31,9 49,4 22,4 45,71 28,2 5.~,7 47,8 95,6 58,1 14,1 

Kern 2,7 48,5 I 14,71 23,2 fi3,l i !J5,1 12,0 

35,0 Rolz 2,0 49,3 I 32,8 - I 40,0 82,0 : 56,8 13,2 

1) Dieser Baum ist am 4. April 1884 iiber dem Boden eingeschnitten. Die nenen 
Triebe sind bum von halber Lange llnd bereits welk. Es ist kein Znwachs erfolgt, aber 

die Rinde ist leicht liisbar. 
2) Dieser Baum ist am 4. April eingeschnitten, aber der Splint nicht vollstandig bis 

zum Kern dllrchsiigt. Die nenen Triebe haben % der normalen Lange, die Natleln sind 
nur halb ausgewachsen, die Halfte derselben ist trocken und faUt ab. 
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18. Kiefer. 

..b Organische Snbstanz 
Wassergehalt 

Specif . 
'" in 100 Raumtheilen 

Gewicht ... p frischen Holzes A '" ..., 
.-c,... '0) 8 in 100 Raum-

friJ trook" 

I ~ ~ '" Baum- ,... 
Ranmtheile p gj ~ 

p 
theilen 

,Q) 
~ ~] '" '" theil <:: .... 

-"S ·c Gram- -1-- <::: 
o~ '0 .... p . I' o·~ 

-" -" 
'""" 

<=i ~ ctl :::::::: 0) ... ~ 
S '" me imbi- Q) .~ 1'"d, aJ_ "-o+' 

I ...., 
Itrocken 

Ei .., ~~~i N=§ "-,,, p 
birt 

.~ § sN's1 ~;,; ~.S ~ 

I ell ;: 

I 
~ .,.oj rn '"d 

a b c d I e f g h : i , k 1 m n 

6,7 Splint 1,21 44,2 28,3 43,8 19,5 52,2 36,7 65,3 54,2 96,4 50,!) 

" 
Kern 2,5 41,4 - - - 13,5 - - 24,7 55,0 46,1 

30,0 Holz 1,7 43,2 - - - 38,2 - - 46,9 81,4 49,1 

Il,!) Splint 1,4 41,9 26,8 41,5 22,1 51,1 36,4 62,2 54,9 93,0 47,6 

" 
Kern 3,1 41,4 - - - 11,4 - - 21,7 52,9 46,6 

26,5 Holz 2,0 41,8 - - -- 38,3 - - 47,9 80,1 47,3 

17,1 Splint 1,7 39,3 25,2 39,1 16,3 58,5 44,6 73,2 59,8 97,8 44,3 

" 
Kern 3,1 40,6 - - - 13,0 - - 24,3 53,5 44,9 

22,5 Holz 2,2 39,7 - - - 45,8 - - 53,6 85,5 44,5 

22,3 Splint 2,7 40,4 25,9 40,1 12,7 61,4 47,2 78,9 60,4 101,8 44,6 

27,5 Splint 2,6 33,6 - - - 65,0 - - 65,9 98,6 37,6 

Ganzer Stamm 44,2 - - - 39,1 - - - 83,3 -
Splintkiirper 44,4 28,5 44,2 19,7 51,8 36,1 64,7 - 96,2 -

19. Kiefer. 
Alter 235 Jahre. Hohe 23 m. Inhalt 2,98 fm. 23. October 1884. 

Revier Geisenfeld. 
1,3 1 Splint 0,8 45,8 29,3 45,4 13,3 57,4 41,3 75,6 55,6 r03,3 54,4 

Splint 1,0 47,3 30,3 47,0 14,2 55,5 38,8 73,2 53,9 102,8 55,0 
Mitte 1,4 50,0 31,9 38,9 81,9 58,4 

Siid Kern 1,5 49,8 15,2 23,4 65,0 58,9 
Kern 2,4 49,0 15,6 24,2 64,6 57,1 
Kern 0,8 55,6 15,1 21,4 70,8 63,6 

55,0 Holz 1,24 48,5 34,9 41,9 83,5 56,9 

1,3 Splint 0,5 40,5 25,9 40,1 12,3 61,8 47,6 79,4 60,4 102,3 45,7 
Splint 0,8 44,3 28,4 44,0 14,5 57,1 41,5 74,1 56,3 101,4 51,1 
Mitte 1,2 48,3 35,4 42,2 83,2 55,9 

Nord Kern 1,8 48,4 15,4 24,2 63,9 55,5 
Kern 2,3 47,7 14,9 23,8 62,6 55,5 
Kern 2,4 49,4 16,3 24,8 65,7 57,6 
Kern 0,8 51,1 14,5 22,1 65,6 56,5 

55,0 Holz 11,29 46,9 29,1 38,3 76,0 54,1 

Durchschnitt Nord 
und Siid 47,7 32,0 40,1 79,8 55,5 

.... 
~ 

'" '" 0 

i5. 
'" .-c 
~ 

'e; 
A 
"" r:n. 

0 

3 13,-
10,0 
12,1 

12,1 
11,1 
1i,8 

11,3 
9, 8 

10,9 

9, 

9, 

-

-

5 

4 

15,7 
13,!) 
14,3 
15,5 
14,2 
12,5 
14,7 

11,4 
13,3 
13,4 
12,8 
13,9 
14,3 
9,5 

14,1 

14,4 
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.... 
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3 13,-
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-

-
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H). Kiefer. 
- -- --

d:l Organische Substanz Specif. 
'" in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
10< Gewicht '" frischen Holzes ...., 
A '" 1': Q) 

OJ 
"<:110< 

Baum-
.;;; 

8 in 100 Raum- I ~ 0 

'" Q) 
.... Raumtheile '" " 

.... 
'" ~ ~ theilen '+-' 0-

bf) ~ 

c3~ 
Q) 

Q) Q) thei! '" ---- J:! "<:I 
.<:18 ·c Gram- '" I· I, g.S '" '0 .... H ~ frisch I trocken 

.~ 
.<:I .<:I ~ Q) :::::= Q) "':ll 
8 '" me imbi- <> :~ ~ -g: ~;a ,+-;+-' .<:I ...., 

trocken <1'" ",Q OJ 

'" birt .~ § eN~ t] ~.S rI1 

'" C!:l ;: ~ 

I 
.~ "' I 'd 

I a b c d e f g h i k I m I n 0 

6,5 Splint 0,6 38,4 24,6 38,1 11,6 63,8 50,3 81,1 62,6 102.51 42,7 10,2 
Mitte 0,7 42,2 - -- - 40,7 - -- 4!),1 82.!) 48,2 12, 5 

Siid Kern 0,9 49,2 -- - - 14,6 - - 22.9 6a,8 55,2 10,9 
Kern 1 ., 48,0 - - - 15,4 - - 24,3 63,-1 56,6 15,2 i) , 
Kern 2,5 47,4 - - - 16,0 - -- 25,3 63,4 55,7 15,0 

52,0 Holz O,!Jl 43,6 -- - - 37,6 -- - 46,3 81,3 49,6 12,1 

6,5 Splint O,G 38,2 24,;) 38,0 10,5 G;),O 51,5 83,1 62,9 103,2 4G,;) 17,7 
Mitte 0,7 41,G - - -- 42,3 - - 50,4 81,0 48,4 13,8 

Nord Kern 1,5 47,0 - - - 14,21 - - 23,2 GI,3 ;)5.4 13,4 
Kern 2 ., 48,0 - - 23,5 62,7 f)7,2 1i1,4 ,i) - 14,7 - -
Kern 4,4 46,7 - - -- 14,6 - - 2:3,8 G1,3 55,3 15,6 

52,0 Holz 1,53 41,2 - - - 30,9 - - 41,1 7.j,1 52,1 15,2 

Durcbschnitt Nord 
und Slid 43,9 - - - 34,2 - - 43,7 78,2 1)0,9 13,7 

11,7 Spliut 0,9 32,0 20,5 31,8 12,2 67,3 56,0 82,1 67,7 99,4 36,0 11,2 
Mitte O,!> 33,2 - - - 31,8 - - 48,9 65,0 35,7 7,0 

Slid Kern 1,3 38,8 - - - 11,9 - - 23,4 50,6 41,3 6,1 
Kern 1,8 38,4 - - - 12,7 - - 24,8 51,2 - --

43,0 Holz 1,25 33,8 - - - 34,!) - - 49,6 70,3 - -

11,7 Splint 0,6 31,9 20,4 31,6 12,6 G7,0 55,8 81,6 67,7 9!>,0 35,9 11,0 
Mitte 0,7 36,8 - - - 32,4 - - 46,8 69,2 40,9 10,0 

Nord Kern 1,5 43,0 - - - 13,21 - -- 23,G 56,3 48.7 11,8 
Kern 2,3 41l,!> - - - 13,2 : - - 23,G 5G,2 49,4 1.3,2 

43,0 Holz 1,27 38,8 - - - 31,!> - - 45,1 70,8 43,8 11,6 

Durchschnitt Nord 
uml Slid 36,6 - - - 33,4 - - 47,3 70,6 41,:1 -

16,9 Splint 0,9.') 38,0 24,4 37,8 10,1 65,5 52,1 83,8 63,3 103,5 41,7 8,9 
Mitte 1,1 40,G - - - 34,2 - -- 45,7 74,8 47,0 13,5 

Siid Kern 0,9 43,1 -- - - 11,f) - - 21,0 54,6 48,7 11,5 
24,0 Holz 0,94 39,5 - - - 49,2 -

I -- 55,5 88,2 43,9 10,1 
I 

16,9 Splint 0,95 36,9 23,6 36,6 9,!> 66,5 53,5 I 84,4! 64,3 103,4 41,2 10,4 
Nord Mitte 1,2 40,2 - - - 34,9 -

I - I 46,5 75,2 45,0 10, 6 
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19. Kiefer. 

..6 Organische Subslanz 
Wassergehalt 

Specif . 
<.l in 100 Ranmtheilen ... Gewicht ::! frischen Holzes 1:l A CD CD 

"C ... 
;::: <.l 

CD 8 in 100 Raum- I ~ 0 
>:l CD Baum- ... ... 
::!~ ~ Ranmtheile ::! 

theilen IE p" 
o:! ".~ CD 

~S theil .5 
... I ClJj "C ... Gram- 'E 8·5 >:l 

'0 ... 
'" ~~ 

frisch trocken 'r; .J:l ~ H = '" " ""1h 
8 me imbl- " := ~] ...... .J:l ..., = .. "..<:I <.> 
::! trocken birt 

.~ ; <+=N" Q$.S OCI o:! S ... "..<:I 
~ 

I 
Cl .~ '" '"Cl ~ 

a b c d e I f g h i k 1 m n 0 

Nord I Kern 11,5 
1 44,8 - - - 113,0 _I - 22,5 57,8 49,0 8,6 

24,0 I Holz 1,21 39,7 - - - 45,5 -I - 53,4 83,3 44,2 10,0 
Durchschnitt Siid 

nnd Nord 39,6 - - - 47,3 - - 54,4 85,8 U,1 10,0 

21,21 Siid r,5 
42,4 27,2 42,2 14,8 58,0 43,0 74,4 57,7 100,4 47,8 11,2 

8,0 Nord 1,1 48,7 31,2 48,3 17,2 51,6 34,5 66,7 51,4 100,4 53,8 9, 4 
Dnrchschnitt Siid 

nnd Nord 45,5 - - - 54,8 - - 54,5 100,4 50,8 10, 3 

Ganzer Baum 42,9 - - - 34,4 - - 44,3 77,3 49,4 -
Ast Splint 0,14 39,6 25,4 39,4 11,2 63,4 49,4 81,5 61,6 102,5 43,1 8,2 

Ober- Mitte 0,33 44,4 - - - 25,7 - - 36,7 70,1 49,8 10,7 
seite Kern 0,50 53,6 - - - 22,4 - - 29,5 76,1 57,9 7,3 

9,8 RoIz 0,29 46,2 - - - 38,1 - - 45,2 84,3 50,5 8,5 

Un- Splint 0,15 43,4 - - - 59,7 - - 57,9 103,1 46,0 6,1 

ter- Mitte 51,0 - - - 39,3 - - 43,5 90,3 45,5 6, 4 

seite Kern 0,46 62,7 - - - 14,8 - - 19,1 77,5 67,5 7, 2 
RoIz 

54,1 I - - I - 33,91 - - 1 38,5 88,0 I 58,0 6, 6 
Durchschnitt Ober-

36,01 -141,8 86,1 [ nnd Unterseite 50,1 - - - - 54,3 7, 6 

20. Kiefer. 
Alter 115 Jahre. Rohe 23,6 m. Inhalt 1,08 fm. 23. October 18H4. 

Revier Geisenfeld. 

1,3 Splint 0,6 48,4 31,0 48,0 11,8 57,2 40,2 77,3 54,2 105,6 57,4 15,6 
Siid Mitte 1,2 52,1 26,7 33,9 78,9 60,4 13,7 

Kern 2,5 46,6 14,5 23,7 61,1 52,7 11,5 
31,5 RoIz 1,15 49,4 37,1 42,9 86,5 57,5 14,1 

1,3 Splint 0,7 44,0 28,2 43,7 13,7 58,1 42,6 75,7 56,9 102,1 48,7 9,5 
Nord Mitte 2,1 51,2 26,0 33,7 77,2 55,3 7,4 

Kern 3,4 46,6 14,2 ·23,3 61,4 51,1 8,6 
31,5 HoIz 1,74 46,4 35,4 43,3 81,8 50,9 '£,8 

Durchschnitt Siid 
nnd Nord 47,9 36,2 43,1 84,1 54,2 11,5 
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20. Kiefer. 

J; Organische Substanz Specif. 
Q in 100 Raumtheilen Wassergehalt ... Gewicht ::! frischen Holzes .., 
A Q 

~ -- -- ~- ------- '" Q 
~ ... 

Baum- '" 8 in 100 Raum- I ~ 0 

Q '" 
... ... 

::! en ..0 Raumtheile ::! theilen ,'" Q. 
en OIl ~ 0'$ '" '" '" theil ~ it:: ~ 

..08 ·c Gram- ---------- --- IS] Q 

'0 ..... oJ 
gJ ~ frisch I trocken .~ 

..0 ..0 H ~ ;::::'" ,.-<~ 

8 to me imbi- '" :;:S ~] "'~ .... .., ..0 
,..." SN N"" ;;l-<= '-' 

::! itrocken birt 
.~ § ~N2 ;...:0 d.~ rJ:J 

to 
",,,,, 

~ 

I 
'-' .~ en "" '" i 

b d f h i k 1 
, 

a c e g m I n 0 

6,5 Splint 0,6 43,5\ 27,9 43,2 10,2 I 82,0 58,7 105,4 51,2 15,0 61,9 46,6 
Sud Mitte 0,8 44,7 I - - - 28,0 - - 38,5 72,6 51,0 12,5 

Kern 2,5 40,2 I - - - 13,2 - -

I 

24,7 53,4 46,1 12,8 
29,0 Holz 1,10 42,6 I - - - 34,3 - - 44,6 76,9 49,2 13,5 

39,51 6,5 Splint 0,6 25,3 39,2 15,0 59,7 45,8 75,3 60,2 99,2 1 44,7 11,6 
Nord lIIitte 1,1 47,6 - - - 14,7 - - 23,6 6') ., I .,0 52,1 8,6 

Kern 3,1 42,8 - - - 13,5 - - 24,0 56,1 48,9 12,3 
29,0 Holz 1,32 4i>,0 - - - 29,2 - - 40,5 72,3 48,4 11,1 

Durchschnitt Sud 
und Nord 42,8 - - - 31,8 - - 42,5 74,6 48,8 12,3 

11,7 Splint 0,7 40,3 25,8 40,0 10,0 64,2 50,0 83,3 61,5 104,4 46,8 13,9 
SUt! Mitte 1,1 40,8 - - - 48,6 - - 54,4 89,4 49,8 18,0 

Kern 1,6 41,5 - .- - 12,8 - - 23,5 54,3 46,3 10,9 
26,0 Holz 1,08 40,9 - .- - 43,9 - - 51,8 84,7 47,3 13,6 

11,7 Splint 0,6 35,7 22,9 35,5 13,0 64,1 51,5 79,8 64,2 99,8 41,0 13,0 
N ord Mitte 1,1 43,9 - - - 28,9 - - 39,8 72,8 48,2 8,8 

Kern 3,2 40,9 - - - 12,1 - - 22,8 53,0 44,4 7,8 
2G,0 Holz 1,54 40,1 - - - 30,4 - - 43,0 70,5 44,4 9,5 

Durchschnitt Sud 
und Nord 40,5 - - - 37,1 - - 47,4 77,6 45,8 11,6 

1G,9 Splint 1,0 38,2 23,8 36,9 10,0 6G,2 53,1 84,1, 63,4 104,3 42,1 9,4 
Sud Mitte 1,6 42,2 - - - 35,1 - - 45,4 77,4 46,:3 8,8 

Kern 1,8 45,3 - - - 13,1 - - 22,4 58,4 48,0 5,7 
18,5 Holz 1,32 40,9 - - - 45,3 - - 52,.5 86,3 44,7 8,4 

16,9 Splint 1,1 40,7 26,1 40,5 10,5 63,4 49,0 82,3 61,0 104,4 45,1 9,7 
N ord Mitte 2,4 40,0 - - - 30,0 - - 42,9 69,9 44,7 10,7 

Kern 2,3 43,1 - - - 11,9 - - 21,6 55,0 46,6 7,[) 
18,5 Holz 1,59 40,9 - - - 42,2 - - 50,8 83,1 45,2 9,G 

Durchschnitt Sud 

I und Nord 40,9 - - - 43,5 - - 51,7 84,7 44,9 9,0 
, 

22,1 Splint 1,0 39,7 25,4 i 39,4 11,2 63,4 49,4 81,5 61,6 102,3 44,0 9,8 
Siid Kern 1,4 43,9 -I - - 33,2 - - 43,1 77,1 46,9 6,4 
9,2 Holz 1,12 41,0 -

I 
- - 53,7 - - 56,7 94,8 44,9 8,7 
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20. Kiefer. 
- -

..b Organische Substanz Specif . 
'" in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht 
... 
::; frischen Holzes +' Q <=i E <1> 

'" '1:l .... .:;) 
S in 100 Raum- ~ 0 <=i <1> Baum- .... 

Raumtheile ::; ... ::; 00 .s=> 
theilen ~ . .§ "" 00 OJ) '" <1> 1i8 theil .S >-0 Clll '1:l Gram- ~~---- ¢; --_._----- <=i .... P 

~ I gj 0> I ~ 0> 

g.S '0 >-0 
frisch. trocken .~ .!:l .!:l H ""~ 8 '" me I imbi- ~ : '::;:$ 1"0 0)- ....... 

I 
.!:l ...., 

I trocken birt " I ~illil ~~ ",.c:: '-' p 
d.;:: w '" ~ 

I elf 
Cl .~ 00 'd I .. 

I a b c d g h i k I 1 ill n 0 

22,1 Splint 1,5 43,7 28,0 43,4 13,2 58,8 43,4 76,7 57,3 102,6 48,1 9,0 
Nord Kern 1,8 43,7 - - - 35,3 - - 44,7 78,7 48,9 10,6 

9,2 Holz 1,65 43,7 - - - 49,9 - - 53,3 93,7 48,4 9,6 
Durchschnitt Siid 

und Nord 42,3 - - - 51,8 - - 55,0 94,2 46,7 9,1 

Ganzer Baum 43,0 - - - 36,1 - - 44,9 79,1 48,2 -

21. Fichte. 
Alter 120 Jahre. Hohe 32 m. Inhalt 1,11 fm. 30. December 1885. 

1,5 Splint 0,8 43,7 28,0 44,8 10,4 61,6 44,8 81,1 58,5 105,3 51,5 15,1 

" 
Kern 1,5 42,6 15,7 26,9 58,2 49,9 14,7 

30,0 Holz 1,3 42,9 30,9 41,8 73,9 50,9 14,9 

6,7 Splint 0,7 43,9 28,1 45,0 11,7 60,2 43,3 78,7 57,8 104,1 53,4 17,7 

" 
Kern 1,5 43,2 15,9 26,9 59,1 50,1 13,8 

27,0 Holz 1,2 43,4 30,1 41,0 73,5 [J1,1 15,1 

11,9 Splint 0,7 43,3 27,7 44,3 12,4 59,9 43,3 77,7 58,1 103,2 52,1 16,9 

" 
Kern 1,4 41,3 14,7 26,3 56,0 47,4 13,0 

23,5 Tlolz 1,1 42,0 31,9 43,2 73,9 49,1 14,5 

17,1 Splint 0,7 43,5 27,0 43,2 11,8 61,2 45,0 79,2 58,5 104,7 51,8 16,1 

" 
Kern 1,6 4~,1 15,8 27,2 57,8 48,6 13,4 

20,5 Holz 1,2 42,7 34,1 44,4 76,8 49,8 14,6 

22,3 Splint 0,9 39,4 25,2 40,3 9,9 6-1,9 49,8 83,4 62,3 104,4 46,7 15,6 

" 
Kern 1,7 41,2 18,0 30,4 59,3 46,8 11,0 

16,5 Holz 1,3 40,2 45,1 52.9 84,6 46,7 14,1 

27,5 Splint 1,3 39,5 25,3 40,5 9,8 64,9 49,7 83,,5 62,2 104,4 45,6 13,5 
Kern 11,8 42,8 27,4 39,1 70,2 47,2 9,4 

11,0 Holz 1,5 40,4 53,9 57,1 94,3 46,1 12,3 

Ganzer Stamm 42,5 27,2 43,5 39,2 33,6 17,3 30,6 76,1 

Splintkorper 42,8 27,4 43,8 10,9 61,7 45,3 80,6 104,0 

126 Einzeltabellen. 

20. Kiefer. 
- -

..b Organische Substanz Specif . 
'" in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht 
... 
::; frischen Holzes +' Q <=i E <1> 

'" '1:l .... .:;) 
S in 100 Raum- ~ 0 <=i <1> Baum- .... 

Raumtheile ::; ... ::; 00 .s=> 
theilen ~ . .§ "" 00 OJ) '" <1> 1i8 theil .S >-0 Clll '1:l Gram- ~~---- ¢; --_._----- <=i .... P 

~ I gj 0> I ~ 0> 

g.S '0 >-0 
frisch. trocken .~ .!:l .!:l H ""~ 8 '" me I imbi- ~ : '::;:$ 1"0 0)- ....... 

I 
.!:l ...., 

I trocken birt " I ~illil ~~ ",.c:: '-' p 
d.;:: w '" ~ 

I elf 
Cl .~ 00 'd I .. 

I a b c d g h i k I 1 ill n 0 

22,1 Splint 1,5 43,7 28,0 43,4 13,2 58,8 43,4 76,7 57,3 102,6 48,1 9,0 
Nord Kern 1,8 43,7 - - - 35,3 - - 44,7 78,7 48,9 10,6 

9,2 Holz 1,65 43,7 - - - 49,9 - - 53,3 93,7 48,4 9,6 
Durchschnitt Siid 

und Nord 42,3 - - - 51,8 - - 55,0 94,2 46,7 9,1 

Ganzer Baum 43,0 - - - 36,1 - - 44,9 79,1 48,2 -

21. Fichte. 
Alter 120 Jahre. Hohe 32 m. Inhalt 1,11 fm. 30. December 1885. 

1,5 Splint 0,8 43,7 28,0 44,8 10,4 61,6 44,8 81,1 58,5 105,3 51,5 15,1 

" 
Kern 1,5 42,6 15,7 26,9 58,2 49,9 14,7 

30,0 Holz 1,3 42,9 30,9 41,8 73,9 50,9 14,9 

6,7 Splint 0,7 43,9 28,1 45,0 11,7 60,2 43,3 78,7 57,8 104,1 53,4 17,7 

" 
Kern 1,5 43,2 15,9 26,9 59,1 50,1 13,8 

27,0 Holz 1,2 43,4 30,1 41,0 73,5 [J1,1 15,1 

11,9 Splint 0,7 43,3 27,7 44,3 12,4 59,9 43,3 77,7 58,1 103,2 52,1 16,9 

" 
Kern 1,4 41,3 14,7 26,3 56,0 47,4 13,0 

23,5 Tlolz 1,1 42,0 31,9 43,2 73,9 49,1 14,5 

17,1 Splint 0,7 43,5 27,0 43,2 11,8 61,2 45,0 79,2 58,5 104,7 51,8 16,1 

" 
Kern 1,6 4~,1 15,8 27,2 57,8 48,6 13,4 

20,5 Holz 1,2 42,7 34,1 44,4 76,8 49,8 14,6 

22,3 Splint 0,9 39,4 25,2 40,3 9,9 6-1,9 49,8 83,4 62,3 104,4 46,7 15,6 

" 
Kern 1,7 41,2 18,0 30,4 59,3 46,8 11,0 

16,5 Holz 1,3 40,2 45,1 52.9 84,6 46,7 14,1 

27,5 Splint 1,3 39,5 25,3 40,5 9,8 64,9 49,7 83,,5 62,2 104,4 45,6 13,5 
Kern 11,8 42,8 27,4 39,1 70,2 47,2 9,4 

11,0 Holz 1,5 40,4 53,9 57,1 94,3 46,1 12,3 

Ganzer Stamm 42,5 27,2 43,5 39,2 33,6 17,3 30,6 76,1 

Splintkorper 42,8 27,4 43,8 10,9 61,7 45,3 80,6 104,0 
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EinzeltabeJlen, 127 

22. Fich teo 

Alter 130 Jahre. Rohe 34,5 m. Inhalt 1,76 fm. 3. April 1884. 

Organische Substanz Specif. 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes 1:i 
2 --------" --- -- -------- ~- ----- ---- Q) 

.@ 

\ 

'-' 
8 in 100 Raum- 0: 0 

Baum- .... .... 
.0 Raumtheile ;:l 

theilen 
,2l "'" b.O ~ "'.~ Q) 

theil ::l .... 0'" ~ 
·C Gram- ----- ~ ---- "" ::l 00: .. ::l gj ",1;0:", O'~ frisch trocken .~ 
.a H 0: ,..,~ 
:oj me imbi- '" '::s It'd C),.....,j "",-, .a ..., 

Itrocken 
SN <+:~§I t;:,§ """ '-' 

birt 
.~ § 

S ...., ","" ~.S en 

I 
0 .1""1 rn "0 " b c d e f g h i k 1 1 m n 0 , 

Splint 1,21 40,8 26,1 41,7 12,7\ 61,2 45,6 78,2 60,0 102,0 47,6114,3 

Mitte 1,0 44,0 - - - 34,9 - - 44,2 78,9 51,8 115,0 

Kern 1,6 46,1 - - - 14,8 - - 24,4 60,9 53,4 13,6 

Holz 1,4 44,7 - - - 27,9 - - 38,5 72,6 52,0 14,0 

Splint 0,9 43,6 27,9 44,6 18,1 54,0 37,3 67,3 55,3 97,7 51,1 14,7 

Mitte 0,9 43,9 - - - 21,4 - - 32,8 65,3 52,8 16,9 

Kern 1,5 42,8 - - - 13,5 - - 24,0 56,3 50,7 15,7 

Holz 1,2 43,2 - - - 25,6 - - 37,2 68,9 51,3 15,7 

Splint 1,0 43,0 27,6 44,1 14,0 58,4 41,9 74,9 57,6 101,3 51,0 15,6 

Mitte 0,9 44,4 - - - 24,1 - - 35,2 68,4 52,5 15,4 

Kern 1,6 42,1 - - - 13,1 - - 23,8 55,2 49,1 14,3 

Holz 1,3 42,9 - - - 30,3 - - 41,4 7" .) 
i),~ 50,5 15,0 

Splint 1,0 40,8 26,2 41,9 15,5 58,3 42,6 73,3, 58,5 99,7 51,9 20,3 
llitte 0,9 41,5 - - - 26,0 - - i 38,5 67,4 48,6 14,8 

Kern 2,5 39,9 - - - 12,6 - - i 24,0 52,5 45,9 13,1 

Holz 1,5 40,8 - - - 30,0 - - ! 423 70,7 48,4 15,7 
I ' 

Splint 1,2 38,5 24,7 39,5 11,9 63,4 48.6 803' 622 101,9 43,9 12,3 

Mitte 1,5 42,1 - - - 33,6 - ~ i 44'5 75,8 48,1 12,5 
, , 

Kern 1,6 44,6 - - - 11,5 - - : 206 56,1 50,3 11,3 

Holz 1,5 41,2 - - - 40,7 - - r 49,7 81,D 4(i,8 12,0 
I 

Splint 1,2 39,3 25,2 40,3 9,4 65,4 50,3 84,3 62,5 104,6 46,1 14,9 

Kern 1,9 44,4 - - - 19,5 - - 30,6 G4,0 49,5 10,3 

Holz 1,G 41,8 - - - 42,5 - - 50,4 84,3 47,8 12,6 

Holz 1,2 42,0 26,9 43,0 8,8 64,3 48,2 84,5
1 

60,5 IOG,3 47,3 11,3 

Ganzel' Stamm 42,9 27,5 44,0 142,0 30,5 14,0 25,0 I - 73,4 - --

Splintkorper 41,4 26,5 42,4 114,1 59,4 43,5 75,5 - 100,8 - -

23. Fich teo 
Alter 130 Jahre. Rohe 34,5 m. Inhalt 1,74 fm. 27. Juni. 

Splint 1,0 43,2 27,7 44,31 9,41 62,9 46,3 83,1 i 59,31106,2 51,1 15,3 

Mitte 1,2 45,4 - - 18,9 - 29,4 64,4 52,8 13,8 

Kern faul -1-1 - -I -
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3 

" 
" 1,0 

7,5 

" 7,0 

2,7 

1,5 

" 
" 36,0 

EinzeltabeJlen, 127 

22. Fich teo 

Alter 130 Jahre. Rohe 34,5 m. Inhalt 1,76 fm. 3. April 1884. 

Organische Substanz Specif. 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes 1:i 
2 --------" --- -- -------- ~- ----- ---- Q) 

.@ 

\ 

'-' 
8 in 100 Raum- 0: 0 

Baum- .... .... 
.0 Raumtheile ;:l 

theilen 
,2l "'" b.O ~ "'.~ Q) 

theil ::l .... 0'" ~ 
·C Gram- ----- ~ ---- "" ::l 00: .. ::l gj ",1;0:", O'~ frisch trocken .~ 
.a H 0: ,..,~ 
:oj me imbi- '" '::s It'd C),.....,j "",-, .a ..., 

Itrocken 
SN <+:~§I t;:,§ """ '-' 

birt 
.~ § 

S ...., ","" ~.S en 

I 
0 .1""1 rn "0 " b c d e f g h i k 1 1 m n 0 , 

Splint 1,21 40,8 26,1 41,7 12,7\ 61,2 45,6 78,2 60,0 102,0 47,6114,3 

Mitte 1,0 44,0 - - - 34,9 - - 44,2 78,9 51,8 115,0 

Kern 1,6 46,1 - - - 14,8 - - 24,4 60,9 53,4 13,6 

Holz 1,4 44,7 - - - 27,9 - - 38,5 72,6 52,0 14,0 

Splint 0,9 43,6 27,9 44,6 18,1 54,0 37,3 67,3 55,3 97,7 51,1 14,7 

Mitte 0,9 43,9 - - - 21,4 - - 32,8 65,3 52,8 16,9 

Kern 1,5 42,8 - - - 13,5 - - 24,0 56,3 50,7 15,7 

Holz 1,2 43,2 - - - 25,6 - - 37,2 68,9 51,3 15,7 

Splint 1,0 43,0 27,6 44,1 14,0 58,4 41,9 74,9 57,6 101,3 51,0 15,6 

Mitte 0,9 44,4 - - - 24,1 - - 35,2 68,4 52,5 15,4 

Kern 1,6 42,1 - - - 13,1 - - 23,8 55,2 49,1 14,3 

Holz 1,3 42,9 - - - 30,3 - - 41,4 7" .) 
i),~ 50,5 15,0 

Splint 1,0 40,8 26,2 41,9 15,5 58,3 42,6 73,3, 58,5 99,7 51,9 20,3 
llitte 0,9 41,5 - - - 26,0 - - i 38,5 67,4 48,6 14,8 

Kern 2,5 39,9 - - - 12,6 - - i 24,0 52,5 45,9 13,1 

Holz 1,5 40,8 - - - 30,0 - - ! 423 70,7 48,4 15,7 
I ' 

Splint 1,2 38,5 24,7 39,5 11,9 63,4 48.6 803' 622 101,9 43,9 12,3 

Mitte 1,5 42,1 - - - 33,6 - ~ i 44'5 75,8 48,1 12,5 
, , 

Kern 1,6 44,6 - - - 11,5 - - : 206 56,1 50,3 11,3 

Holz 1,5 41,2 - - - 40,7 - - r 49,7 81,D 4(i,8 12,0 
I 

Splint 1,2 39,3 25,2 40,3 9,4 65,4 50,3 84,3 62,5 104,6 46,1 14,9 

Kern 1,9 44,4 - - - 19,5 - - 30,6 G4,0 49,5 10,3 

Holz 1,G 41,8 - - - 42,5 - - 50,4 84,3 47,8 12,6 

Holz 1,2 42,0 26,9 43,0 8,8 64,3 48,2 84,5
1 

60,5 IOG,3 47,3 11,3 

Ganzel' Stamm 42,9 27,5 44,0 142,0 30,5 14,0 25,0 I - 73,4 - --

Splintkorper 41,4 26,5 42,4 114,1 59,4 43,5 75,5 - 100,8 - -

23. Fich teo 
Alter 130 Jahre. Rohe 34,5 m. Inhalt 1,74 fm. 27. Juni. 

Splint 1,0 43,2 27,7 44,31 9,41 62,9 46,3 83,1 i 59,31106,2 51,1 15,3 

Mitte 1,2 45,4 - - 18,9 - 29,4 64,4 52,8 13,8 

Kern faul -1-1 - -I -
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, 
..c:l 

OJ ... 
::; 

A 
.-0 ... 
I=l '" p gJ 

'" '" ..c:lS 
'0 
..c:l 
S 
::; 
~ 

CQ 

a 

6,7 

" 
" 33,0 

11,9 

" 
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" 
" 26,5 

22,3 

" 
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27,5 

" 16,5 

32,7 

1,5 

" 34,0 

6,7 

" 31,0 

Einzeltabellen. 

23. Fichte. 

Organische Substanz Specif. 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes 
'" ~ 

8 in 100 Raum-'" ~ Baum- ... 
Raumtheile .!::; p 

theilen ~.~ CJJ ~ 

theil I=l ... 01l 
'E Gram- ¢: 

8·5 p 
frisch trocken ..c:l >-< 

il I ~ ~I ~" .-<1i 
~ me imbi- Ei" ;g!. ~ N;2 ""''"' ...., ,,~ ,trocken birt .~ '" N '"1 ... 0 ~.~ ~ S ........ Q),.c: 

I 
C!i ..... tf) ""I::l 

I '" I b c d e f g h I i k 1 m n 

Splint 0,9 43,9 28,1 44,9 12,1 59,8 43,0 78,0 57,6 103,8 52,1 
Mitte 1,0 44,6 - - - 18,9 - - 29,7 63,5 53,6 
Kern 1,9 41,7 - - - 13,2 - - 24,1 55,0 49,1 
Holz 1,3 43,1 - - - 29,9 - - 40,9 73,0 51,0 

Splint 0,9 41,9 26,8 42,9 12,9 60,3 44,2 77,4 59,0 102,2 50,5 
Mitte 0,9 43,3 - - - 19,8 - - 31,1 63,1 50,9 
Kern 1.8 40,2 - - - 12,6 - - 24,0 52,8 46,4 
Holz 1,3 41,5 - - - 30,7 - - 42,5 72,2 48,9 

Splint 1,0 41,7 26,7 42,7 8,3 65,0 49,0 85,5 60,9 106,6 48,8 
Mitte 1,2 42,5 - - - 19,6 - - 31,6 62,1 49,0 
Kern 2,1 40,0 - - - 12,4 - - 23,6 52,4 46,5 
Holz 1,4 41,4 - - - 42,0 - - 50,4 83,5 48,3 

Splint 1,2 41,8 26,8 42,9 5,7 67,5 51,4 90,0 61,7 109,4 49,7 
.Mitte 1,5 42,0 - - - 31,7 - - 42,9 73,7 48,2 
Kern 2,1 40,2 - - - 12,4 - - 23,5 52,6 48,8 
Holz 1,6 41,4 - - - 43,2 - - 51,1 84,6 49,1 

Splint 11,7 
40,3 25,8 41,3 6,7 67,5 52,0 88,6 62,6 107,8 46,6 

Kern 2,3 41,8 - - - 25,9 - - 38,3 67,8 47,3 
Holz 

1 2,0 
40,9 - - - 51,1 - - 55,5 91,9 46,9 

Holz 2,4 41,3 26,5 42,4 7,6 65,9 50,0 86,8 61,5 107,4 47,3 

Ganzer Stamm 41,6 26,7 42,71",1 36,2 20,2 35,2 - 77,8 -
Splintkiirper 42,3 27,1 43,4 9,6 63,3 47,1 83,0 - 105,6 -

24. Fichte. 

Alter 115 Jahre. Hohe 34 m. Inhalt 1,62 fm. 11. October 1884. 

Splint 1,2 40,4 25,9 41,4 15,2 58,9 [ 43,4 74,1 59,4 99,0 45,9 
Kern 1,6 41,1 15 ° 26,8 56,1 45,6 , i 
Holz 1,5 40,7 32,9 ! - 44,8 73,6 45,7 

Splint 0,9 39,6 25,4 40,6 16,0 58,6 j 43,4 73,0 59,7 98,2 46,7 
Kern 1,7 39,1 13,9, 26,1 53,2 45,0 
Holz 1,5 39,4 29,5, 42,8 68,9 45,5 

"'i:l 
'" <:,) 

0 ... 
0.. 

'" .-0 
.5 
e: 

..c:l 
'-' en 

0 

15, 
16, 
14, 

4 
7 
9 
5 15,. 

17, ° 9 14, 
13/ ;) 

15, 

14, 
13, 
1" il, 
14, 

15, 
12, 
17, 
15, 

13, 
11, 
12, 

° 
8 
3 
9 
2 

8 
9 
3 
5 

5 
6 
6 

12,6 

-

-

12,5 
10,0 
11,0 

15,2 
12,6 
13,5 
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17,1 

" 
" 26,5 
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" 16,5 
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" 31,0 

Einzeltabellen. 

23. Fichte. 

Organische Substanz Specif. 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes 
'" ~ 

8 in 100 Raum-'" ~ Baum- ... 
Raumtheile .!::; p 

theilen ~.~ CJJ ~ 

theil I=l ... 01l 
'E Gram- ¢: 

8·5 p 
frisch trocken ..c:l >-< 

il I ~ ~I ~" .-<1i 
~ me imbi- Ei" ;g!. ~ N;2 ""''"' ...., ,,~ ,trocken birt .~ '" N '"1 ... 0 ~.~ ~ S ........ Q),.c: 

I 
C!i ..... tf) ""I::l 

I '" I b c d e f g h I i k 1 m n 

Splint 0,9 43,9 28,1 44,9 12,1 59,8 43,0 78,0 57,6 103,8 52,1 
Mitte 1,0 44,6 - - - 18,9 - - 29,7 63,5 53,6 
Kern 1,9 41,7 - - - 13,2 - - 24,1 55,0 49,1 
Holz 1,3 43,1 - - - 29,9 - - 40,9 73,0 51,0 

Splint 0,9 41,9 26,8 42,9 12,9 60,3 44,2 77,4 59,0 102,2 50,5 
Mitte 0,9 43,3 - - - 19,8 - - 31,1 63,1 50,9 
Kern 1.8 40,2 - - - 12,6 - - 24,0 52,8 46,4 
Holz 1,3 41,5 - - - 30,7 - - 42,5 72,2 48,9 

Splint 1,0 41,7 26,7 42,7 8,3 65,0 49,0 85,5 60,9 106,6 48,8 
Mitte 1,2 42,5 - - - 19,6 - - 31,6 62,1 49,0 
Kern 2,1 40,0 - - - 12,4 - - 23,6 52,4 46,5 
Holz 1,4 41,4 - - - 42,0 - - 50,4 83,5 48,3 

Splint 1,2 41,8 26,8 42,9 5,7 67,5 51,4 90,0 61,7 109,4 49,7 
.Mitte 1,5 42,0 - - - 31,7 - - 42,9 73,7 48,2 
Kern 2,1 40,2 - - - 12,4 - - 23,5 52,6 48,8 
Holz 1,6 41,4 - - - 43,2 - - 51,1 84,6 49,1 

Splint 11,7 
40,3 25,8 41,3 6,7 67,5 52,0 88,6 62,6 107,8 46,6 

Kern 2,3 41,8 - - - 25,9 - - 38,3 67,8 47,3 
Holz 

1 2,0 
40,9 - - - 51,1 - - 55,5 91,9 46,9 

Holz 2,4 41,3 26,5 42,4 7,6 65,9 50,0 86,8 61,5 107,4 47,3 

Ganzer Stamm 41,6 26,7 42,71",1 36,2 20,2 35,2 - 77,8 -
Splintkiirper 42,3 27,1 43,4 9,6 63,3 47,1 83,0 - 105,6 -

24. Fichte. 

Alter 115 Jahre. Hohe 34 m. Inhalt 1,62 fm. 11. October 1884. 

Splint 1,2 40,4 25,9 41,4 15,2 58,9 [ 43,4 74,1 59,4 99,0 45,9 
Kern 1,6 41,1 15 ° 26,8 56,1 45,6 , i 
Holz 1,5 40,7 32,9 ! - 44,8 73,6 45,7 

Splint 0,9 39,6 25,4 40,6 16,0 58,6 j 43,4 73,0 59,7 98,2 46,7 
Kern 1,7 39,1 13,9, 26,1 53,2 45,0 
Holz 1,5 39,4 29,5, 42,8 68,9 45,5 

"'i:l 
'" <:,) 

0 ... 
0.. 

'" .-0 
.5 
e: 

..c:l 
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5 
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12,6 
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12,5 
10,0 
11,0 

15,2 
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24. Fi c h teo 
- -

..= Organische Substanz Specif . 
'-' in 100 Raumtheilen Wassergehalt ... Gewicht ::; frisch en Holzes .... 

A '" 
~ 

'" "C ... 
;<;:::: 

s 
I ,~ 

<.> 

'" in 100 Raum- 0 
~ '" Baum- ... Raumtheile ... 
::; ~ .D ::; 

theilen "'" b.O cO i Q) ..... 

'" ",'" theil "2 
... 

I C!:l1l '0 ~s Gram- it: 
~ 

'0 ... ::; 
~ Q.) I 8·S frisch trocken .~ ..<:I ..<:I H = ;::I" ,...,~ 

a cO me imbi- " :~ ~] ,,- ""'~ ..<:I ..., SN N"" """ <.) ::; Itrocken .~ " ""No< ~:o ~.;:; W 

'" birt " .5 ~ ,,"" 
~ 

I 

C!:l "" 
I t a b c d e f g h i k III n 0 

11,9 Splint 1,0 38,4 24,6 39,4 21,6 
538

1
300 

64,4 58,4 92,2 43,9 12,5 , , 

" 
Kern 1,7 38,4 - - - 12,9 - - 25,2 51,3 43,9 12,6 

29,0 Holz 1,4 38,4 - - - 29,3 - - 43,3 67,7 43,9 12,5 

17,1 Splint 1,0 35,4 22,7 36,3 22,6 54,7 41,1 64,5 60,7 90,2 39,8 10,9 

" 
Kern 1,8 37,8 - - - 12,7 - - 25,2 50,6 41,7 9,2 

25,5 Holz 1,5 36,8 - - - 31,7 - - 46,3 68,4, 40,8 10,0 

22,3 Splint 1,2 as,l 22,5 36,0 18,7 58,8 45,3 70,7 62,2 94,0 3D,3 10,6 

" 
Kern 2,2 37,0 - - - 16,8 - - 31,3 53,8 41,7 11,3 

21,5 Holz 1,7 36,2 - - ~ 34,2 - - 48,4 70,4. 40,7 11,0 

27,5 Splint 1,7 32.,3 20,7 33,1 9,0 70,3 57,~ 84,0. 68,5 102,6 ;)6,1 10,8 

" 
Kern 3,1 36,5 - - - 26,1 - - ' 41,7 62,G 40,8 10,4 

15,0 Holz 2,2 33,3 - - - 60,0 - - , 643 93,3 37,2 10,7 I , 

32,7 Splint /3,0 39,9 25,6 41,0 4,8 69,6 54,2 919 1 63,6 109,4 i 43,4 8,1 , 
Ganzer Stamm 38,5 24,7 3rl,5 42,3 33,0 18,2 301 I 

, I 
- 71,5 - -

Splintkiirper 37,9 24,3 38,~ 17,4 58,3 4;3,7 : 
I 

71,5 - 9G,2, - -

25. Fichtc. 1) 

Alter 125 Jahrc. Inhalt 1,53 fm. 2. April 1884. 

1,5 Splint 0,8 41,8 [ 26,8 42,9 10,6 62,6 46,5 81,4 60,0 104,4 48,9 14,4 
34,0 kernfaul 

6,7 Splint 0,8 44,4 28,5 45,6 16,9 54,6 37,5 68,9 55,2 99,1 50,9 12,9 

" 
Mitte 0,8 44,6 16,3 26,8 60,9 51,8 14,0 
Kern 1,7 41,5 13,2 24,2 54,7 47,7 13,1 

30,5 Holz 1,0 42,9 26,4 38,4 69,3 49,5 13,3 

11,9 Splint 0,5 40,9 26,2 41,9 11,0 62,8 47,1 81,1 60,5 103,8 46,6 12,2 
Mitte 0,8 42,7 18,0 29,7 60,8 49,9 14,4 

" 
Kern 1,6 40,4 12,2 23,1 52,8 46,4 12,7 

28,0 Holz 1,0 41,0 28,0 40,6 69,0 47,1 12,8 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 entiistet. 
Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwahlbilullle. 9 
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25. Fichte. 

, Organische Substanz Specifisch. ..<:I Wassergehalt () in 100 Raumtheilen .. Gewicht ::s frischen Holzes +> 
Q '" 

1=1 

'" -0'"' 
;::: 

I S I I 
<> 

'" in 100 Raum- ~ 
0 

1=1 '" Baum· .. P.. ::sgj ~ Raumtheile ~ theilen dl ., b.O .. ".~ 

frisch Locken 

'" lla then .~ <:t:: C!l1! -0 

'0 .. Gram- ::s , 8·S .S 
..<:I ..<:I H ~ al " :::l" .... &\ Ii' 
a oS me imbi- " dl"d "'- ........ ..<:I ..., aN q:t p ~ ~:~ p~ <> ::s trocken birt .~ ~ .§N! (I!.~ 00 
oS ,,~ 

CQ C!l "" ~ 

a b c d e f g h i k 1 m n 0 

17,1 Splint 0,6 44,1 28,3 45,3 17,7 54,0 I 37,0 I 67,7 55,0 98,1 49,2 13,1 

" 
Mitte 1,0 44,3 - - - 19,7 - - 30,8 64,0 50,9 13,0 

" 
Kern 1,9 42,7 - - - 13,2 - - 20,2 56,0 48,0 10,7 

24,0 Holz 1,3 43,6 - - - 26,9 - - 38,2 70,4 49,4 11,9 

22,3 Splint 0,9 42,2 27,0 43,2 19,1 53,9 37,7 66,4 55,9 95,9 47,7 11,3 

" 
Mitte 1,1 39,6 - - - 19,3 - - 32,8 59,0 45,2 12,3 

" 
Kern 2,1 43,2 - - -- 13,2 - - 23,4 56,4 47,0 8,1 

21,5 Holz 1,4 42,1 - - - 30,2 - - 41,8 72,2 46,9 10,3 

27,5 Splint 1,4 42,5 27,2 43,5 20,1 52,7 36,4 64,4 55,3 95,3 48,4 12,2 

" 
Kern 2,0 43,1 -- - - 33,0 - - 43,4 76,1 48,1 10,4 

13,5 Holz 1,7 42,8 - - - 44,4 - - 50,9 86,9 48,3 11,4 

Ganzer Stamm 42,3 - - - 28,1 - - - 70,4 - -
Splintkorper 43,2 27,7 44,3 13,7 58,6 [ 42,0 75,4 [ - 101,8 [ - --

26. Fichte. 1) 

Alter 130 Jahre. Inhalt 1,48 fro. 27. Juni 1884. 

1,5 Splint 0,9 43,6 I 28,0 44,8 13,0 59,0 42,2 76,6· 57,5'102,7 51,4 15,2 
36,0 Holz ? Kern faul. 

6,7 Splint 0,8 42,1 [ 27,0 43,2 19,6 53,4 37,2 65,5 55,9 95,4 48,9 13,9 

" 
Mitte 0,9 44,7 20,4 31,3 65,1 52,1 14,1 

" 
Kern 2,1 43,4 13,3 23,4 56,6 49,7 12,6 

32,0 Holz 1,4 43,3 27,3 38,7 76,0 49,9 13,4 

11,9 Splint 0,9 46,7 29,9 47,8 15,5 54,6 36,7 70,3 53,5 100,4 54,2 13,8 
Mitte 1,1 45,2 18,9 29,5 64,5 53,0 14,7 

" 
Kern 1,4 44,4 13,3 23,1 57,7 50,1 11,5 

27,0 Holz 1,2 45,4 28,8 38,8 74,2 52,2 13,0 

17,1 Splint 0,9 46,5 29,8 47,7 12,0 58,2 40,3 77,0 55,6 104,7 54,2 14,2 

" 
Mitte 1,0 43,5 35,3 44,8 78,8 52,1 16,4 

" Kern 2,0 44,5 14,1 24,1 58,6 51,1 12,9 
23,5 Holz 1,4 44,9 34,3 I 43,3 79,2 52,3 14,2 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 entiistet. Am 27. April war der Cam-
biummanteI noch im Winterzllstande. Die Rinde Ioste sich noch nicht. 
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1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 entiistet. Am 27. April war der Cam-
biummanteI noch im Winterzllstande. Die Rinde Ioste sich noch nicht. 



Einzeltabellen. 131 

26. Fichte. 
-, 

1: Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif. 
<> in 100 Raumtheilen .. Gewicht ::s frischen Rolzes ... 
A = '" '" "" ... ~ 8 in 100 Ranm- I ~.~ 

<> 

Baum-
0 

= '" ... Raumtheile ::s ... 
::l '" ~ ~ theilen A 

'" bO ... '" ",'" theil = ¢: Cl" "" ..<:18 ..cI .;::: Gram- ---T~-; ::s ~ (1)1 ~Q) 8·9 .S 
'0 ... H I'i .... :g frisch trocken ~ ..<:1 ..<:1 
S ~ me ! 1m 1- " ~~"g! ~;§ ...... ..c::: ..., 10" "..cI <> ::s trocken birt .~~ aN!!. 11:= ~.~ if.! 
~ It ~ 

I I 
.~ ~I"' I a b c d e f g II i k 1 m n 0 

22,3 Splint 1,4 43,5 27,9 44,6 11,6 60,5 43,8 79,1 58,2 104,0 52,5 17,2 

" 
Kern 1,8 41,8 - - - 23,0 - - 35,6 64,8 48,3 13,5 

18,0 Rolz 1,6 42,7 - - - 44,1 - - 50,8 86,9 50,5 15,6 

27,5 Splint 1,4 40,5 26,0 41,6 11,6 62,4 46,8 80,1 60,6 102,9 46,1 12,1 

Il Kern 1,8 42,1 - - - 28,5 - - 39,8 70,0 49,3 14,6 

10,0 Rolz 1,7 41,1 - - - 50,3 - - 55,0 91,4 47,2 12,9 

Ganzer Stamm 44,2 - - -- 30,6 - - - 74,8 - -

Splintkiirper 44,1 28,3 45,3 15,9 55,8 38,8 70,9 - 99,91 - -

27. Fich teo 1) 

Alter 130 Jahre. Inhalt 1,15 fm. 29. Juni 1884. 

1,5 Splint 1,0 47,7 30,6 48,9 8,5 60,9 4':618~3 56,11108,7 57,8 17,4 

» Mitte 0,8 49,5 27,8 36,0 77,3 60,0 17,5 
Kern 1,3 44,6 14,2 24,2 58,9 52,1 15,1 

2R,0 Rolz 1,1 46,4 29,4 38,8 75,8 55,1 15,8 

6,7 Splint 0,8 47,2 30,1 48,2 6,6 63,3 45,2 87,2 57,3 110,5 56,4 16,4 

» Mitte 0,8 47,5 27,8 36,9 75,3 56,4 15,8 

» Kern 1,5 43,9 13,1 22,9 56,9 50,2 12,5 
25,5 Holz 1,1 45,7 32,3 41,4 78,0 53,4 14,4 

11,9 Splint 0,8 45,7 29,3 46,9 9,5 61,2 43,6 82,1 57,3 107,0 54,4 15,9 

» Mitte 0,8 46,0 22,4 32,8 ti8,4 54,2 15,1 

» Kern 1,6 41,8 12,2 22,6 54,1 47,6 12,1 
23,5 Rolz 1,2 44,1 30,7 41,6 74,8 51,3 14,1 

17,1 Splint 0,9 46,8 30,0 48,0 9,5 60,5 42,5 81,7 56,4 107,3 54,4 14,0 

" 
Mitte 1,0 45,1 21,4 32,2 66,4 51,7 12,8 

" 
Kern 1,8 43,9 12,8 22,6 56,7 50,0 12,1 

22,0 IJolz 1,3 45,4 35,1 43,6 80,5 52,3 13,1 

22,3 Splint 1,0 40,9 26,2 41,9 4,8 69,0 53,3 91,7 62,8 109,8 44,5 8,1 

" 
Kern 11,8 41,21 22,8 - 139,9 75,3 48,1 14,3 

19,0 Holz 1,4 41,1 43,0 - 51,1 84,1 46,2 11,1 

1) Dieser Baum wurde am 4. April 1884 elltiistet. Der Zuwachs dieses Jahres ist 

Seite 33 berechnet. 
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a 

27,5 

" 13,5 

31,7 

1,5 
41,0 

6,7 

" 36,0 

11,9 

" 34,5 

17,1 

" 29,5 

22,3 

" 24,5 

27,5 

" 18,0 

32,7 

Baum

thei! 

b 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 

c 

1,2 
1,8 
1,6 

12,0 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

Einzeltabellen. 

27. Fichte. 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 

Raumtheile 

Gram· I 
me imbi-

d Itroc:en I b:t 

36,1 
40,9 
38,4 

44,8 

23,1 

28,7 

37,0 

45,9 

g 

5,9 

8,9 

Wassergehalt 

in 100 Raum
theilen 

: \1) 

~~'g 
.§N~ 

i k 

Specif. 
Gewicht 

~ 
t.> 
o 
a 
CD 

-0 
$:I 

friBch trocken . e: 
-"l 
'-' 

U1 

m n o 

71,0 57,1 90,6 66,3 107,2 41,2 12,3 
45,0 9,2 
43,0 10,8 

25,6 - - 38,5 66,5 
49,7 - - 56,4 88,1 

62,4 45,2 83,5 58,2 107,1 50,3 11,0 

44,6
1 

- - - 34,3 - - - 78,9 

45,1 28,9 46,2 7,7 63,4 46,1 85,7 - 108,5 

28. Fichte. 1) 

Alter 120 Jahre. Inhalt 2,25 fm. 9. October 1884. 
Splint 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 

0,7 

0,6 
2,0 
1,5 

0,7 
2,1 
1,5 

0,7 
2,1 
1,5 

0,9 
2,0 
1,5 

1,2 
1,5 
1,4 

1,2 

44,0 I 28,2 
Kern faul 

41,61 26,7 
37,1 
38,2 

40,9 
38,1 
38,8 

39,3 
38,9 
39,0 

38,8 
40,1 
39,6 

41,4 
41,0 
41,2 

43,5 

26,2 

25,2 

24,9 

26,5 

27,9 

45,1 11,7 60,1 43,2 78,7 57,7 104,1 

42,7 16,0 57,3 41,3 72,1 58,0 99,0 
12,7 25,3 49,7 
22,7 37,3 60,9 

41,9 16,9 56,9 41,2 70,9 58,2 97,8 
13,1 25,6 51,2 
23,8 38,9 63,6 

51,3 14,3 

48,8 14,8 
43,3 14,1 
44,5 14,3 

47,9 14,6 
45,0 15,5 
45,8 15,2 

40,3 17,7 57,1 42,4 70,5 59,3 96,5 46,1 14,8 
14,6 27,3 53,5 44,5 12,5 
26,8 40,8 65,7 44,9 13,2 

39,8 15,1 60,0 45,1 74,9 60,7 98,8 
15,3 27,6 55,3 
33,5 45,9 73,1 

42,4 10,0 63,5 47,6 82,8 
21,6 
45,6 

44,6 19,1 53,0 36,3 65,5 

60,6 104,9 
34,5 62,6 
52,5 86,9 

54,9 96,5 

45,2 14,1 
45,5 12,0 
45,4 12,8 

47,3 12,5 
46,5 11,9 
47,0 12,2 

50,6 14,0 

Ganzer Stamm 38,7 27,0 65,7 

Splintkiirper 41,3 26,5 42,4 14,9 58,6 42,7 74,1 99,9 

1) Dieser Baum wurde. am 4. April entiistet. Der Zuwachs dieses Sommers ist 
Seite 33 berechnet. 
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a 

27,5 

" 13,5 

31,7 

1,5 
41,0 

6,7 

" 36,0 

11,9 

" 34,5 

17,1 

" 29,5 

22,3 

" 24,5 

27,5 

" 18,0 

32,7 

Baum

thei! 

b 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 

c 

1,2 
1,8 
1,6 

12,0 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

Einzeltabellen. 

27. Fichte. 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 

Raumtheile 

Gram· I 
me imbi-

d Itroc:en I b:t 

36,1 
40,9 
38,4 

44,8 

23,1 

28,7 

37,0 

45,9 

g 

5,9 

8,9 

Wassergehalt 

in 100 Raum
theilen 

: \1) 

~~'g 
.§N~ 

i k 

Specif. 
Gewicht 

~ 
t.> 
o 
a 
CD 

-0 
$:I 

friBch trocken . e: 
-"l 
'-' 

U1 

m n o 

71,0 57,1 90,6 66,3 107,2 41,2 12,3 
45,0 9,2 
43,0 10,8 

25,6 - - 38,5 66,5 
49,7 - - 56,4 88,1 

62,4 45,2 83,5 58,2 107,1 50,3 11,0 

44,6
1 

- - - 34,3 - - - 78,9 

45,1 28,9 46,2 7,7 63,4 46,1 85,7 - 108,5 

28. Fichte. 1) 

Alter 120 Jahre. Inhalt 2,25 fm. 9. October 1884. 
Splint 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 

0,7 

0,6 
2,0 
1,5 

0,7 
2,1 
1,5 

0,7 
2,1 
1,5 

0,9 
2,0 
1,5 

1,2 
1,5 
1,4 

1,2 

44,0 I 28,2 
Kern faul 

41,61 26,7 
37,1 
38,2 

40,9 
38,1 
38,8 

39,3 
38,9 
39,0 

38,8 
40,1 
39,6 

41,4 
41,0 
41,2 

43,5 

26,2 

25,2 

24,9 

26,5 

27,9 

45,1 11,7 60,1 43,2 78,7 57,7 104,1 

42,7 16,0 57,3 41,3 72,1 58,0 99,0 
12,7 25,3 49,7 
22,7 37,3 60,9 

41,9 16,9 56,9 41,2 70,9 58,2 97,8 
13,1 25,6 51,2 
23,8 38,9 63,6 

51,3 14,3 

48,8 14,8 
43,3 14,1 
44,5 14,3 

47,9 14,6 
45,0 15,5 
45,8 15,2 

40,3 17,7 57,1 42,4 70,5 59,3 96,5 46,1 14,8 
14,6 27,3 53,5 44,5 12,5 
26,8 40,8 65,7 44,9 13,2 

39,8 15,1 60,0 45,1 74,9 60,7 98,8 
15,3 27,6 55,3 
33,5 45,9 73,1 

42,4 10,0 63,5 47,6 82,8 
21,6 
45,6 

44,6 19,1 53,0 36,3 65,5 

60,6 104,9 
34,5 62,6 
52,5 86,9 

54,9 96,5 

45,2 14,1 
45,5 12,0 
45,4 12,8 

47,3 12,5 
46,5 11,9 
47,0 12,2 

50,6 14,0 

Ganzer Stamm 38,7 27,0 65,7 

Splintkiirper 41,3 26,5 42,4 14,9 58,6 42,7 74,1 99,9 

1) Dieser Baum wurde. am 4. April entiistet. Der Zuwachs dieses Sommers ist 
Seite 33 berechnet. 
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29. Fichte. 1) 

Alter 130 Jahre. Inhalt 1,15 fill. 30. December 1884. 

~ 
Organische Substanz Specif. I _ in 100 RaumtheiIen Wassergehalt Gewicht ::s frischen Holzes 

~ 
<=l 

.~ -------- -- - --- 0> 

~ .. S in 100 Raum- I .::: 
I 

'" 
Baum- '" 

0 
<=lCD ... Raumtheile ::s .. 
::Igj .!:J h 'J ' " p.. 

bJJ 0; t eJ en c3.~ 0> 

.89 thei! >'1 
.. 

I 
~ 

'1: Gram-
¢: 

_____ ..d 
<=l 

'0 .. ! ::s i· I, t 8.S frisch trocken .~ 
..<:I .0 

I imbi-
H .::: ,~, ~I ~~ . :2 

8 0; me " 1 
..<:I ..., SN 'q,,"'::: N:§ I "..d 

1 

<.> 

~ ,trocken, birt .~ § i SN~, t~ I ~.~ if! 

!XI 
I elf 

C!) .~ if> I '0 I i:: I 
a b c d g h ! i k 'I I m I 

n 0 

1,5 Splint 0,8 40,9 26,2 64,9 
I 1 

47,8 14,7 41,9 8,9 49,2 84,7' 61,4 105,8 

" 
Kern 1,4 43,4 - - - 17,7 - - 28,9 61,1 50,2 13,5 

30,0 Rolz 1,2 42,6 - - - 32,4 - - 43,2 75,0 49,5 13,9 

6,7 Splint 0,6 42,5 27,2 43,5 17,7 55,1 38,8 68,7 56,4 97,6 49,7 14,4 

" 
Kern 1,3 43,8 - - - 14,7 - - 25,1 58,5 50,4 13,2 

27,5 Rolz 1,1 43,4 - - - 28,1 - - 39,2 71,4 50,2 13,6 

11,9 Splint 0,6 42,0 27,0 43,2 17,.j 55,5 39,3 69,2 56,9 97,5 48,9 13,9 

" 
Kern 1,5 40,7 - - - 13,1 - - 24,3 52,3 47,0 13,5 

24,5 Rolz 1,1 41,0 - - - 24,5 - - 37,4 65,5 47,5 13,6 

2 

17,1 Splint 0,7 40,8 26,2 41,9 16,8 57,0 41,3 71,1 58,3 97,7 48,0 15,0 

" 
Kern 1,6 40,9 - - - 13,2 - - 24,3 54,0 45,5 10,2 

1,0 Rolz 1,2 40,9 - - - 30,9 - - 43,1 71,7 46,5 12,2 

22,3 Splint 1,0 43,8 28,1 45,0 13,4 58,5 41,6 75,6 57,2 102,3 50,3 12,9 

" 
Kern 1,7 45,2 - - - 18,4 - - 28,9 63,6 50,6 10,7 

17,0 Rolz 1,4 44,6 - - - 36,3 - - 44,9 80,9 50,4 11,7 

2 7,5 Splint 1,8 40,0 25,6 41,0 10,2 64,2 48,8 82,7 61,7 104,2 43,9 9,0 

" 
Kern 2,2 40,6 - - - 31,5 - - 43,7 73,2 45,3 10,3 

1 1,0 Rolz 2,0 40,2 - - - 54,0 - - 57,3 94,1 44,3 9,4 

Ganzer Stamm 42,3 27,1 43,4 42,1 30,8 14,5 25,6 - 73,1 - -

Splintkorper 41,7 I 26,7 42,7 14,1 59,2 43,2 75,4 - 100,9 - 1-

30. Fichte. 2) 

Altcr 125 Jahrc. Hoho 31 m. Inhalt 1,17 fill. 2. April 1884. 

1,5 Splint 0,6 36,5 23,4 37,4 22,0 54,6 40,6 64,8 58,2 93,8 45,5 13,7 

" 
Mitte 1,5 40,2 18,6 31,6 58,8 46,0 12,0 

" 
Kern 2,6 38.6 11,9 23,6 50,6 43,6 11,2 

31,5 Rolz 1,4 39,1 24,7 38,7 63,9 44,6 12,2 

1) Dieser Baum wurde am 11. October 1884 entastet. 
2) Diem Baum ist am 28. December 1883 eingesagt. 
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29. Fichte. 1) 

Alter 130 Jahre. Inhalt 1,15 fill. 30. December 1884. 

~ 
Organische Substanz Specif. I _ in 100 RaumtheiIen Wassergehalt Gewicht ::s frischen Holzes 

~ 
<=l 

.~ -------- -- - --- 0> 

~ .. S in 100 Raum- I .::: 
I 

'" 
Baum- '" 

0 
<=lCD ... Raumtheile ::s .. 
::Igj .!:J h 'J ' " p.. 

bJJ 0; t eJ en c3.~ 0> 

.89 thei! >'1 
.. 

I 
~ 

'1: Gram-
¢: 

_____ ..d 
<=l 

'0 .. ! ::s i· I, t 8.S frisch trocken .~ 
..<:I .0 

I imbi-
H .::: ,~, ~I ~~ . :2 

8 0; me " 1 
..<:I ..., SN 'q,,"'::: N:§ I "..d 

1 

<.> 

~ ,trocken, birt .~ § i SN~, t~ I ~.~ if! 

!XI 
I elf 

C!) .~ if> I '0 I i:: I 
a b c d g h ! i k 'I I m I 

n 0 

1,5 Splint 0,8 40,9 26,2 64,9 
I 1 

47,8 14,7 41,9 8,9 49,2 84,7' 61,4 105,8 

" 
Kern 1,4 43,4 - - - 17,7 - - 28,9 61,1 50,2 13,5 

30,0 Rolz 1,2 42,6 - - - 32,4 - - 43,2 75,0 49,5 13,9 

6,7 Splint 0,6 42,5 27,2 43,5 17,7 55,1 38,8 68,7 56,4 97,6 49,7 14,4 

" 
Kern 1,3 43,8 - - - 14,7 - - 25,1 58,5 50,4 13,2 

27,5 Rolz 1,1 43,4 - - - 28,1 - - 39,2 71,4 50,2 13,6 

11,9 Splint 0,6 42,0 27,0 43,2 17,.j 55,5 39,3 69,2 56,9 97,5 48,9 13,9 

" 
Kern 1,5 40,7 - - - 13,1 - - 24,3 52,3 47,0 13,5 

24,5 Rolz 1,1 41,0 - - - 24,5 - - 37,4 65,5 47,5 13,6 

2 

17,1 Splint 0,7 40,8 26,2 41,9 16,8 57,0 41,3 71,1 58,3 97,7 48,0 15,0 

" 
Kern 1,6 40,9 - - - 13,2 - - 24,3 54,0 45,5 10,2 

1,0 Rolz 1,2 40,9 - - - 30,9 - - 43,1 71,7 46,5 12,2 

22,3 Splint 1,0 43,8 28,1 45,0 13,4 58,5 41,6 75,6 57,2 102,3 50,3 12,9 

" 
Kern 1,7 45,2 - - - 18,4 - - 28,9 63,6 50,6 10,7 

17,0 Rolz 1,4 44,6 - - - 36,3 - - 44,9 80,9 50,4 11,7 

2 7,5 Splint 1,8 40,0 25,6 41,0 10,2 64,2 48,8 82,7 61,7 104,2 43,9 9,0 

" 
Kern 2,2 40,6 - - - 31,5 - - 43,7 73,2 45,3 10,3 

1 1,0 Rolz 2,0 40,2 - - - 54,0 - - 57,3 94,1 44,3 9,4 

Ganzer Stamm 42,3 27,1 43,4 42,1 30,8 14,5 25,6 - 73,1 - -

Splintkorper 41,7 I 26,7 42,7 14,1 59,2 43,2 75,4 - 100,9 - 1-

30. Fichte. 2) 

Altcr 125 Jahrc. Hoho 31 m. Inhalt 1,17 fill. 2. April 1884. 

1,5 Splint 0,6 36,5 23,4 37,4 22,0 54,6 40,6 64,8 58,2 93,8 45,5 13,7 

" 
Mitte 1,5 40,2 18,6 31,6 58,8 46,0 12,0 

" 
Kern 2,6 38.6 11,9 23,6 50,6 43,6 11,2 

31,5 Rolz 1,4 39,1 24,7 38,7 63,9 44,6 12,2 

1) Dieser Baum wurde am 11. October 1884 entastet. 
2) Diem Baum ist am 28. December 1883 eingesagt. 
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J. 
c.> 
k 
::l 

0 
"0 ... 
~ <1> 
::l'" '" J;lS 
'0 
,.<::l 
8 
::l 
oj 

P=l 

a 

6,7 

" 
" 28,5 

11,9 

" 
" 25,0 

17,1 

" 
" 20,5 

22,3 

" 
16,0 

27,5 

" 8,0 

30,0 

1,5 

40,0 

Einzeltabellen. 

30. Fichte. 
--

Organische Snbstanz Specif. in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewieht frisehen Holzes 

$ ~----.--

'0;: 8 in 100 Raum-

•. J,ro'kOO 
I ~ Baum- k 

Raumtheile ~ ::l 
theilen 

,<> 
bJJ oj c3''5 thei! ~ 

... 
------ ¢: .c '0:: Gram- ::l g.S ... 

....:< ~ ~ q} ,.<::l ::::", ,-<~ 
oj me imbi- '" .::s 1"0 "'- ,+-;+' 

I 
....,. 

trocken 
S N i;::"'~ N.c ",.c 

birt 
.~ § 

.§N~ 
~:o ~.~ ",.c 

I 
C,!) '0 ~ 

I b c d e f g h. i k I m n 

Splint 0,6 38,6 24,7 39,5 19,6155,7 40,9 67,6 59,1 94,2 44,3 
Mitte 1,4 39,0 - - - 21,1 - - 35,1 '60,2 44,8 
Kern 2,7 37,3 - - - 12,2 - - 24,6 49,5 42,7 
HoIz 1,5 38,1 - - - 27,1 - - 41,5 65,2 43,7 

Splint 0,6 36,8 23,6 37,8 18,6 57,8 43,6 70,1 61,1 94,6 41,1 
Mitte 1,2 37,2 - - - 18,2 - - 32,8 55,5 42,1 
Kern 2,6 40,2 - - - 11,8 - - 22,7 51,9 44,2 
HoIz 1,4 38,4 - - - 28,1 - - 42,2 65,5 45,9 

Splint 0,8 38,0 24,3 38,9 17,8 57,9 43,3 70,9 60,4 95,9 43,9 
llIitte 1,5 40,5 - - - 21,4 - - 34,6 61,9 46,2 
Kern 2,2 42,9 - - - 13,0 - - 23,2 55,9 47,7 
HoIz 1,4 40,5 - - - 30,8 - - 43,1 71,2 46,0 

Splint 1,0 41,1 26,3 42,1 14,3 59,4 43,6 75,3 59,1 100,6 47,9 
Kern 2,3 44,9 - - - 14,7 - - 29,5 63,7 50,4 
HoIz 1,6 43,3 - - - 35,5 - - 44,9 78,8 49,4 

Splint 1,6 42,4 27,2 '13,5 13,0 59,8 43,5 77,0 58,5 102,2 48,3 
Kern 2,3 45,9 -- - - 28,6 - - 38,4 74,5 51,1 
HoIz 1,9 43,6 - - - 49,5 - - 53,1 93,0 49,3 

HoIz 2,2 45,5 28,5 45,6 14,8 56,7 39,6 72,8 55,4 102,2 51,3 

Ganzer Stamm 39,3 - - - 28,2 - - - 67,5 -
Splintkiirper 37,6 I 24,1 38,5 19,2 56,7 42,3 68,8 - 94,3 -

31. Fi ch teo 1) 

Alter 125 Jahre. Rohe 33 m. Inhalt 2,07 fm. 27. Juni 1884. 
Splint 1,5 38,7 24,8 39,7 41,0 34,2 ]9,3 32,0 46,9 72,9 4:3,8 
Mitle 1,2 40,3 14,0 25,9 54,3 47,3 
Kern 2,0 39,0 11,7 23,1 50,7 45,2 
Holz 1,7 39,3 17,3 30,6 56,6 45,4 

~ 
c.> 
0 
k 
J:/. ., 

"0 
.S 
i= 

,.<::l 
c.> 

0Cl 

0 

13, ° 8 12, 
12, 7 

8 12, 

10, 
11, 
9, 

11, 

13, 
12, 
10, 
11, 

14, 
10, 
12, 

12, 
10, 
11, 

11, 

-
-

3 
5 
2 
9 

5 
3 

° 9 

° 8 
2 

3 
2 
5 

3 

11,6 
14,9 
13,7 
13,7 

1) Dieser Baum ist am 28. December 1883 eingesagt. Derselbe hat nicht ausgetrieben. 
Die Nadein der alten Triebe zwar griin, aber theilweise abfallend. Rinde der Triebe trocken. 
Am Sehafte die Rinde gesund. Keine Spur von Zuwachs. 
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30,0 
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40,0 

Einzeltabellen. 

30. Fichte. 
--

Organische Snbstanz Specif. in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewieht frisehen Holzes 

$ ~----.--

'0;: 8 in 100 Raum-

•. J,ro'kOO 
I ~ Baum- k 

Raumtheile ~ ::l 
theilen 

,<> 
bJJ oj c3''5 thei! ~ 

... 
------ ¢: .c '0:: Gram- ::l g.S ... 

....:< ~ ~ q} ,.<::l ::::", ,-<~ 
oj me imbi- '" .::s 1"0 "'- ,+-;+' 

I 
....,. 

trocken 
S N i;::"'~ N.c ",.c 

birt 
.~ § 

.§N~ 
~:o ~.~ ",.c 

I 
C,!) '0 ~ 

I b c d e f g h. i k I m n 

Splint 0,6 38,6 24,7 39,5 19,6155,7 40,9 67,6 59,1 94,2 44,3 
Mitte 1,4 39,0 - - - 21,1 - - 35,1 '60,2 44,8 
Kern 2,7 37,3 - - - 12,2 - - 24,6 49,5 42,7 
HoIz 1,5 38,1 - - - 27,1 - - 41,5 65,2 43,7 

Splint 0,6 36,8 23,6 37,8 18,6 57,8 43,6 70,1 61,1 94,6 41,1 
Mitte 1,2 37,2 - - - 18,2 - - 32,8 55,5 42,1 
Kern 2,6 40,2 - - - 11,8 - - 22,7 51,9 44,2 
HoIz 1,4 38,4 - - - 28,1 - - 42,2 65,5 45,9 

Splint 0,8 38,0 24,3 38,9 17,8 57,9 43,3 70,9 60,4 95,9 43,9 
llIitte 1,5 40,5 - - - 21,4 - - 34,6 61,9 46,2 
Kern 2,2 42,9 - - - 13,0 - - 23,2 55,9 47,7 
HoIz 1,4 40,5 - - - 30,8 - - 43,1 71,2 46,0 

Splint 1,0 41,1 26,3 42,1 14,3 59,4 43,6 75,3 59,1 100,6 47,9 
Kern 2,3 44,9 - - - 14,7 - - 29,5 63,7 50,4 
HoIz 1,6 43,3 - - - 35,5 - - 44,9 78,8 49,4 

Splint 1,6 42,4 27,2 '13,5 13,0 59,8 43,5 77,0 58,5 102,2 48,3 
Kern 2,3 45,9 -- - - 28,6 - - 38,4 74,5 51,1 
HoIz 1,9 43,6 - - - 49,5 - - 53,1 93,0 49,3 

HoIz 2,2 45,5 28,5 45,6 14,8 56,7 39,6 72,8 55,4 102,2 51,3 

Ganzer Stamm 39,3 - - - 28,2 - - - 67,5 -
Splintkiirper 37,6 I 24,1 38,5 19,2 56,7 42,3 68,8 - 94,3 -

31. Fi ch teo 1) 

Alter 125 Jahre. Rohe 33 m. Inhalt 2,07 fm. 27. Juni 1884. 
Splint 1,5 38,7 24,8 39,7 41,0 34,2 ]9,3 32,0 46,9 72,9 4:3,8 
Mitle 1,2 40,3 14,0 25,9 54,3 47,3 
Kern 2,0 39,0 11,7 23,1 50,7 45,2 
Holz 1,7 39,3 17,3 30,6 56,6 45,4 

~ 
c.> 
0 
k 
J:/. ., 

"0 
.S 
i= 

,.<::l 
c.> 

0Cl 

0 

13, ° 8 12, 
12, 7 

8 12, 

10, 
11, 
9, 

11, 

13, 
12, 
10, 
11, 

14, 
10, 
12, 

12, 
10, 
11, 

11, 

-
-

3 
5 
2 
9 

5 
3 

° 9 

° 8 
2 

3 
2 
5 

3 

11,6 
14,9 
13,7 
13,7 

1) Dieser Baum ist am 28. December 1883 eingesagt. Derselbe hat nicht ausgetrieben. 
Die Nadein der alten Triebe zwar griin, aber theilweise abfallend. Rinde der Triebe trocken. 
Am Sehafte die Rinde gesund. Keine Spur von Zuwachs. 
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31. Fi ch teo 
--

II Organise he Substanz Specif. 
<) in 100 Raumtheilen Wassergchalt .... Gewicht 
'" frischen Holzes ~ 

A >:l 
2 -- -----,. ---- (l.) 

"0 .... '0) 8 
, <) 

Baum- in 100 Raum- " 
0 

>:l (l.) .... Raumtheile 
.... 

'" " .,., 
"'~ .0 theilen ' ... 

OJ) ~ ",~ (l.) 
(l.) 

theil >:l ~ 0" "0 
1)8 Gram- ---------~-

.<: >:l 'I: '" !~ ~Id:~ 8,:: ," ,.., 
I imbi-

H " frisch I trocken '§: 
..cl .0 .-<~ 
8 '" me '" I::::l 1'"01 a>-::: ... +' ..cl ,., S" ::o;:j:::! N=o ".<: t) 

'" trocken I birt .~ § 
I SN.;J: 1il~ ~.~ rJ1 

~ 0 ~ 0:< 

I elf 

,~ "'["0 
1 a b c d g h i i k 1 m n 0 

6,7 Splint 1,2 40,2 25,8 41,3 40,0134-,2 18,7131,9 45,91 7·1,4 i 47,1 14,1' 

" 
Mitte 2,4 42,8 - - - 15,2 - - 26,31 58,0 49,8 14,1 

" 
Kern 1,9 41,5 - - - 12,6 - - 23,3 54,0 46,6 11,1 

36,0 Holz 1,9 41,5 - - - 20,0 - - 32,5 61,6 47,9 13,2 

11,9 Splint 1,1 42,1 27,0 43,2 36,1 36,9 20,7 36,5 46,7 79,0 47,3 11,0 

" 
Mitte 1,4 41,7 - - - 14,8 - - 26,1 56,5 47,4 12,0 

" 
Kern 2,4 40,2 - I - - 12,7 - - 23.9 52.S 45,5 11,7 

32,0 Holz 1,7 41,2 - - - 20,6 i - - 33,3 61,8 46,6 11,5 

17,1 Splint 1,3 39,8 25,5 , 40,8 38,0 36,5 21,2 35,8 47,8 76,4 46,6 14,6 
Mitte 1,1 3S,4 - I - - 16,6 - - 30,2 55,0 42,7 10,1 

" 
" 

Kern 2,7 40,3 - ! 
- - 12,5 - - 23,6 52,7 44,4 9, 4 

28,5 Holz 1,7 40,0 - I - - 2:2,1 - - 35,6 62,1 44,7 10,5 

22,3 Splint 1,4 34,7 22,2 35,5 51,8 26,0 12,7 19,7 42,9 60,7 40,8 15, ° 
" 

Mitte 1,9 36,1 - - - 24,2 - - 40,1 60,4 42,0 13,9 

" 
Kern 2,5 37,3 - - - 11,9 I - - 24,2 49,2 42,5 12,1 

24,0 Holz 2,1 36,2 - - - 19,8 - - 35,3 5.~,9 41,8 13,5 

27,5 Splint 2,2 36,0 , 23,3 . 37,3 47,7 29,0 ' 15,0 23,9 44,4 65,3 41,1 11,7 

" 
Kern 2,5 39)3 

i 

- - - 25,5 - - 39,6 64,9 44,3 11,1 
15,0 Holz 2,3 37,5 - - - 27,6 - - 42,4 65,1 42,4 11,5 

31,7 Holz 3,1 42,0 27,0 43,2 53,6 19,4, 3,2 5,6 31,6 61,5 46,4 n,.') 
i I 

4~1 14;5 

I 

1= 

Ganzer Stamm 3~j,9 - 19,9 i - - - 59,S -
I 

33,41 S plintkiirper 3f),2 25,1 18,4 30,7 - 72,6 -

32. Fichte. 1) 

Alter 130 Jahre. Hohe 34 m. Illhalt 1,77 fm. 27. Juni 1884. 

1,5 Splint 1,8 40,5 26,0 41,6 20,2 53,8 38,2 65,4' 57,1 !J4,4 r 46,5 12,8 
Mitte 1,3 41,G 16,4 - ! 283 58,0 [ 49,1 16,2 , 
Kern 1,4 42,8 13,8 -

1 24,3 
5G,6 48,4 11,.1 

37,0 Holz 1,4 41,9 26,1 - 38,4 67,9 48,0 12,9 

1) Dieser Baum ist am 4. April 1884 eingesagt. Die Knospen fangen erst an, auszu
treiben, Der gauze Baum scheinbar gesund, aber nur mit minimalem Zuwachs. 
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1) Dieser Baum ist am 4. April 1884 eingesagt. Die Knospen fangen erst an, auszu
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32. Fichte. 

A Organisehe Substanz 
Specif. <:) in 100 Raumtheilen Wassergehalt ... 

Gewieht :;j frisehen Holzes l:i Q 2 ---, 
-----~ '" -,::j .... .;;; 

S in 100 Raum- I I'l 

I 

<:) 
,~ ='" Baum- ... 

Raumtheile ::l .... :;j en ~ 
theilen ~.~ 0-en bD ~ 

'" ",'" thei! = .... 

frisch I trocken 

'"0 ..c:=S .;:: Gram- 'E -------- .Q 
.S '0 .... 

H d I ~ ~I ~ ~ 8.5 
co ..c:= ..c:= .-<~ 

S ~ me imbi- S ~ ,'" b 'g I ~::a .... ~ -'" ~ trocken ",,.0: u :;j 
birt .~ § I ""N,S \;;2 ~.S if! ~ 

I 
o .S all "0 it ~ 

a b c d 
I 

e f g h I i k 1 m n 0 

I I 6,7 Splint 1,2 43,4 27,8 44,5 21,7 50,5 33,8 60,9 53,8 93,9 49,5 12,4 

" 
Mitte 1,0 44,1 - - - 23,7 - - 35,0 67,8 51,5 14,4 

" 
Kern 1,5 42,2 - - - 11,5 - - 21,4 53,8 48,3 13,1 

33,5 Holz 1,4 43,1 - - - 27,3 - - 38,8 70,4 49,5 12,9 

11,9 Splint 1,2 41,9 26,8 42,9 22,2 51,0 34,9 60,9 54,9 93,0 48,1 12,9 

" 
Mitle 1,1 43,3 - - - 17,2 - - 28,4 60,5 50,9 14,9 

" 
Kern 1,7 39,4 - - - 11,8 - - 23,1 51,2 45,6 13,7 

29,0 Holz 1,4 41,5 - - - 27,6 - - 40,0 69,1 48,1 13,7 

17,1 Splint 1,4 41,6 26,6 42,6 26,5 46,9 30,9 53,8 52,9 88,5 46,9 11,3 

" 
Kern 1,8 39,9 - - - 17,1 - - 29,9 56,9 45,2 11,9 

26,0 Holz 1,6 40,6 - - - 28,9 - - 41,6 69,5 45,9 11,6 

22,3 Splint 1,5 42,8 27,4 43,8 28,1 44,5 28,1 50,0 50,9 87,6 46,6 7,7 

" 
Kern 2,0 40,3 -- - - 15,5 - - 27,7 55,8 45,0 10,3 

22,0 Holz 1,8 41,6 - - - 29,2 - - 41,3 70,9 45,7 9,0 

27,5 Splint 1,7 38,1 24,4 39,0 31,1 44,5 29,9 49,0 53,8 82,7 43,8 12,8 

" 
Kern 2,3 39,2 - -- - 19,6 - - 33,3 58,8 44,7 12,3 

16,0 Hoiz , 2,0 38,5 - -- - 34,6 - - 47,3 73,1 44,0 12,6 

32,7 Splint 1,9 38,0 24,4 39,0 31,7 43,9 29,3 48,0 53,5 81,9 42,6 10,7 

Ganzer Stamm 41,7 - - - 27,8 - - _. 69,5 - -
Splintkorper 41,5 26,6 42,6 24,0 49,4 33,4 58,5 - 90,9 - -

33. Fichte. 1) 

Alter 125 Jahre. H6he 34 m. Inhalt 1,64 fm. 10. October 1884. 

1,5 Splmt 0,7 41,3 26,5 42,4 44,7 28,8 12,9 22,4 41,1 701 1 47,7 13,4 

" 
Kern 1,2 43,0 15,3 26,0 58:5 [ 50,2 14,5 

34,0 Holz 1,0 42,4 20,0 32,0 62,4 f 49,3 14,1 

6,7 Splint 0,8 39,9 25,6 40,9 32,9 41,5 26,2 44,3 50,9 814 [ 45,9 13,1 , , 

Kern 1,9 40,0 12,8 24,3 52,8 I 46,4 13,8 
31,5 Holz 1,4 40,0 :23,2 36,7 63,21 46,2 13,6 

1) Dieser Baum wurde am 4. April 1884 eingesiigt. Bei der Fiillung war eT bereits 
entnadelt und die Rinde im oberen Theile des Baumes braun, mit Kiifergiingen. 
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33. Fichte. 
-

11 Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif. 
'-' in 100 Raumtheilen .. Gewicht ;:l frisch en Holzes Oi Ci 2 --- --- _. ----"- ----~--~-~ --------- ------ <l> 

'"Ci .. . ., 
1 

I 

I 
'-' 

8 in 100 Raum- I >l 
0 

~ '" Baum- .. '"' ;:l ~ .n Raumlheile ;; h '1 ,Q) 0.. 
bIl t el en 851 '" ",'" theil ~ 

.... 

frisch Itrocken 

'"Ci ,",,13 ·c Gram- --~---- -= _~ ___ . ____ ,<1 

" ;:l i2 0)1 ~Q.) 
o>l 

.~ '0 ... o·~ 

'"" '"" ~ >l ~~ 
8 ~ me imbi- Q) 

~~'g ~~ '"'~ 

I 
'"" ..., E!'" §:@ '-' 

;:l trockcn birt 
.~ § .§N~, ~~ U2 

~ 
(:Q 0 ;: 

r 

I a b c d e f g h 
I 

i k I III n 0 

I 132,6 25,3 I 4~-l,7150'1 82,11 11,9 Splint 0,8 41,0 26,3 i 42,1 41,1 47,7 14,3 

, Kern 1,5 39,9 - - - 12,3 ~. -I :l3G 52,2 45,9 13,2 . , 
30,0 Holz 1,3 40,3 - ~ ~ 22,8 - I ~ 361 G3.1 4G,G 13,6 

I ' 
I 

17,1 Splint 0,8 39,3 25,2 40,3 40,1 34,7 19,6 32,8 ·16,0 74,1 45,3 13,4 

" 
Kern 1,8 39,4 - - ~ 19,0 - - 23,9 51,7 43,7 10,0 

26,0 Hoh 1,3 39,3 ~ - ~ 23,6 - - 37,5 62,9 44,5 11,7 

22,3 Splint 0,9 36,3 23,3 37,3 61,5 15,21 1,2 1,:) I 29,5 51,,) 40,3 10,0 
Kern 2,2 39 ° - -.- - - - 23,9 f)1,3 42,9 8,0 » 

37;41 

12,2 I 

21,5 Holz 1,4 ~ - - 14,0 ~ - ~ n;3 51,4 41,-1 ~),6 

27,5 Splint 1,5 25,8 41,3 62,6 11,6 11~3,9 10 22,3 51,9 44,5 9,0 40,3 

Ganzer Stamm 40,3 - - ~ 20,8, - ~ - 61,1 - ~ 

Splintkiirper 1 3G,8 25,,) 40,8 43,1 314 i 16,1 27,2. - 71,2 ~ 1-, 

---~- - .. _-

34. \Veisstanne. 
Alter 90 Jahre. Hohe 30,8 m. Inhalt 1,78 fm. 28. December 1883. 

1,51 Splint 2,1 41,8 26,8 40,2 13,6 59,6! 4G,2 77,2 58,8 101,4 ! 4G,8 10,7 
, Mitle 2,3 40,5 41,0 I - 50,3 81,5. 45,4 10,7 

" 
Kern 1,9 41,8 18,4 - 30,6 GO,2 • 47,4 11,8 

34,0 Holz 2,0 41,6 441 - 51,5 85,7 i 4G,6 11,0 
, I 

6,7 Splint 1,7 40,4 25,9 38,8 9,6 64,5 51,6 84,3 61,5 104,9 46,7 13,6 

» Mitte 2,1 39,6 29,0 42,2 68,6 45,8 13,6 

" 
Kern 2,3 38,7 15.2 28,2 53,9 44,5 13,1 

31,0 Holz 2,0 39,7 40,7 50,7 80,4 45,8 13,4 

11,9 Splint 1,9 38,6 24,7 37,1 7,2 68,1 55,7 88,5 G3,8 106,7 44,3 12,8 

» Mitte 2,7 36,1 28,2 43,2 64,3 i 41,2 12,3 
Kern 2,7 36,8 14,0 27,6 50,8 i flO, 8 9,8 

30,0 Holz 2,4 37,5 
, 41,7 ; 52,G 79,2 42,5 11,8 

17,1 Splint 2,1 39,0 
I 

57,6 92,21 64,2 43,4 25,0 I 37,5 4,9 70,1 109,1 10,2 

» Mitte 2,5 36,8 

1 

31,1 - 145,8 67,9 41,2 10,8 

» Kern 3,2 37,8 - - I 19,1 ; ~3,5 56,9 41,5 8,8 
28,0 Holz 2,7 38,2 - I - 45,4 I ;>4,3 83,6, 42,4 9,8 
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» Kern 3,2 37,8 - - I 19,1 ; ~3,5 56,9 41,5 8,8 
28,0 Holz 2,7 38,2 - I - 45,4 I ;>4,3 83,6, 42,4 9,8 
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, 
A 
'" "" ::j 

A 
'0 ... 
~'" P gJ 

'" '" A8 
'0 A 
8 
::j 

'" CQ 

a 

22,3 

" 
" 

24,0 

26,5 

" 14,0 

29,5 

1,5 

" 
" 34,5 

6,7 

" 
" 30,0 

11,9 

" 
" 28,5 

17,1 

" 
" 25,5 

22,3 

" 21,0 

Einzeltabellen. 

34. Weisstanne. 

Organische Substanz Specif. in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewicht frischen Holzes 

~ -~~ 

I '8 8 in 100 Raum- I ,:; Baum- ... 
I 

Raumtheile ..c:l P lheilen ~.-§ b() '" theil ~ ... c.!l1l .;:: 
Gram-I 

¢: , 
I 8·S .... P 

gj Q.) frisch trocken ..Cl H >:l ~O> ""'5l '" me imbi- 0> 

~ h-g '"~ .... .., 
~ S" N..c: ",..c: ,trocken birt 

.... § 
.SN~ 

J-<:O ~.~ o>..c: 

I 

c.!l "'" 
I 

~ 

I 
b c d e f g h i k 1 m n 

Splint 2,1 35,2 22,5 33,8 2,5 75,0 63,71 96,2 68,1 110,21 39,5 
Mitte 2,4 36,0 38,4 I 

51,6 74,4 40,2 - - - - -
Kern 3,4 34,9 - - - 17,9 - - 33,8 52,8 38,4 
Holz 2,6 35,3 - - - 46,2 - - 56,7 81,5 39,1 

Splint 3,0 38,6 24,7 36,0 2,4 72,9 61,6 96,3 65,4 111,5 43,1 
Kern 3,5 38,2 - - - 46,1 - - .')4,7 84,3 42,6 
Holz 3,3 38,5 - - - 62,8 - - 62,2 101,3 42,9 

Splint 3,1 41,9 26,9 40,3 3,9 6f),2 55,8 93,4
1 

62,3 111,1 46,0 
I 

Ganzer Stamm 38,9 24,9 37,3 30,8 44,3 31,9 50,9 i - 83,2 -

Splintkiirper 40,1 25,7 41,6 7,9 66,'1 50,5, 86,51 - 106,5 -

35. Wei sst ann e. 
Alter 105 Jahre. Hohe 32 m. InhaIt 1,53 fm. 3. April 1884. 
Splint 1,0 42,7 27/3 41,0 10,1 62,6 48,9 82,9 59,4 105,2 48,8 
Mitte 1,3 44,1 42,3 48,9 86,4 49,8 
Kern 2,5 40,0 16,1 28,7 56,0 44,6 
Holz 1,8 41,8 37,8 47,5 79,6 47,2 

Splint 1,0 39,7 25/5 38,2 6,8 67,7 55,0 89,0 63,0 107,4 45,7 
IIHtte 1,2 40,7 31,7 43,8 72,5 45,7 
Kern 3,0 37,8 12,0 24,1 49,8 41,7 
Holz 1,7 39,2 38,2 49,3 77,5 44,2 

Splint 1,0 35,8 22/9 34,4 7,1 70,0 58,5 89,2 66,1 105,9 40,9 
Milte 1,4 37,3 21,2 36,1 58,5 40,5 
Kern 3,1 35,7 11,8 24,8 47,5 39,1 
Holz 1,8 36,0 33,5 48,1 69,5 40,0 

Splint 1,2 35,0 22,4 33,6 8,3 69,3 58,1 87,5 66,4 104,3 40,0 
Mitte 1,6 35,2 31,0 46,8 66,2 40,0 
Kern 2,8 36,1 13,0 26,5 49,1 39,0 
Holz 1,9 35,4 42,2 54,4 76,4 39,7 

Splint 1,8 36,6 23,4 35,1 7,4 69,2 57,5 88,6 65,4 105,9 40,4 
Mitte 2,8 37,5 33,4 47,0 70,9 41,1 
Kern 2,7 36,5 14,0 27,7 50,5 39,9 
Holz 2,3 36,8 47,3 56,3 84,1 40,4 

"1:i 
'" '-' 
0 

"" 0.. 

'" "'" -s 
E: 
A 
'-' 
if! 

0 

10, 7 
4 
1 
o 

10, 
9, 

10, 

10, 
1O, 
10, 

9, 

-

-

o 
<.I 

3 
3 

° 

12,6 
11,5 
10,5 
11,4 

13,2 
10,9 
9,4 

11,2 

12,3 
7,9 

8,6 
9,9 

12,5 
12,1 

7,5 
10,6 

9,5 
8,6 
8,6 
9,1 
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A 
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A 
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a 

22,3 

" 
" 

24,0 

26,5 

" 14,0 

29,5 

1,5 

" 
" 34,5 

6,7 

" 
" 30,0 

11,9 

" 
" 28,5 

17,1 

" 
" 25,5 

22,3 

" 21,0 

Einzeltabellen. 

34. Weisstanne. 

Organische Substanz Specif. in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewicht frischen Holzes 

~ -~~ 

I '8 8 in 100 Raum- I ,:; Baum- ... 
I 

Raumtheile ..c:l P lheilen ~.-§ b() '" theil ~ ... c.!l1l .;:: 
Gram-I 

¢: , 
I 8·S .... P 

gj Q.) frisch trocken ..Cl H >:l ~O> ""'5l '" me imbi- 0> 

~ h-g '"~ .... .., 
~ S" N..c: ",..c: ,trocken birt 

.... § 
.SN~ 

J-<:O ~.~ o>..c: 

I 

c.!l "'" 
I 

~ 

I 
b c d e f g h i k 1 m n 

Splint 2,1 35,2 22,5 33,8 2,5 75,0 63,71 96,2 68,1 110,21 39,5 
Mitte 2,4 36,0 38,4 I 

51,6 74,4 40,2 - - - - -
Kern 3,4 34,9 - - - 17,9 - - 33,8 52,8 38,4 
Holz 2,6 35,3 - - - 46,2 - - 56,7 81,5 39,1 

Splint 3,0 38,6 24,7 36,0 2,4 72,9 61,6 96,3 65,4 111,5 43,1 
Kern 3,5 38,2 - - - 46,1 - - .')4,7 84,3 42,6 
Holz 3,3 38,5 - - - 62,8 - - 62,2 101,3 42,9 

Splint 3,1 41,9 26,9 40,3 3,9 6f),2 55,8 93,4
1 

62,3 111,1 46,0 
I 

Ganzer Stamm 38,9 24,9 37,3 30,8 44,3 31,9 50,9 i - 83,2 -

Splintkiirper 40,1 25,7 41,6 7,9 66,'1 50,5, 86,51 - 106,5 -

35. Wei sst ann e. 
Alter 105 Jahre. Hohe 32 m. InhaIt 1,53 fm. 3. April 1884. 
Splint 1,0 42,7 27/3 41,0 10,1 62,6 48,9 82,9 59,4 105,2 48,8 
Mitte 1,3 44,1 42,3 48,9 86,4 49,8 
Kern 2,5 40,0 16,1 28,7 56,0 44,6 
Holz 1,8 41,8 37,8 47,5 79,6 47,2 

Splint 1,0 39,7 25/5 38,2 6,8 67,7 55,0 89,0 63,0 107,4 45,7 
IIHtte 1,2 40,7 31,7 43,8 72,5 45,7 
Kern 3,0 37,8 12,0 24,1 49,8 41,7 
Holz 1,7 39,2 38,2 49,3 77,5 44,2 

Splint 1,0 35,8 22/9 34,4 7,1 70,0 58,5 89,2 66,1 105,9 40,9 
Milte 1,4 37,3 21,2 36,1 58,5 40,5 
Kern 3,1 35,7 11,8 24,8 47,5 39,1 
Holz 1,8 36,0 33,5 48,1 69,5 40,0 

Splint 1,2 35,0 22,4 33,6 8,3 69,3 58,1 87,5 66,4 104,3 40,0 
Mitte 1,6 35,2 31,0 46,8 66,2 40,0 
Kern 2,8 36,1 13,0 26,5 49,1 39,0 
Holz 1,9 35,4 42,2 54,4 76,4 39,7 

Splint 1,8 36,6 23,4 35,1 7,4 69,2 57,5 88,6 65,4 105,9 40,4 
Mitte 2,8 37,5 33,4 47,0 70,9 41,1 
Kern 2,7 36,5 14,0 27,7 50,5 39,9 
Holz 2,3 36,8 47,3 56,3 84,1 40,4 

"1:i 
'" '-' 
0 

"" 0.. 

'" "'" -s 
E: 
A 
'-' 
if! 

0 

10, 7 
4 
1 
o 

10, 
9, 

10, 

10, 
1O, 
10, 

9, 

-

-

o 
<.I 

3 
3 

° 

12,6 
11,5 
10,5 
11,4 

13,2 
10,9 
9,4 

11,2 

12,3 
7,9 

8,6 
9,9 

12,5 
12,1 

7,5 
10,6 

9,5 
8,6 
8,6 
9,1 
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35. Weisstanne. 

~ 
Organische Substanz Spedf. 

'-' in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewicht ... 

;J frisch en Holzes <; 
A ~ - . ,-, --------- OJ 

I 

-~-------I-- ---
'-' 

.-0 ... 
Baum- '" 8 in 100 Raum- >=: 0 

~ '" ... Raumtheile 
... 

;::: ~ .0 ;J 
theilen IE p. 

bD '" 0'&1 '" 1lS theil ~ I ... .-0 -------- .;:: .a ~ '': Gram-I' i ;J I g.a '0 .... frisch I trocken .~ 
..Q ..Q H >=: ~ Q>] ~ ~ ,...,~ 

S oj me imbi- S~ ';:j ,"'0 0)_ ..... ~ ..Q ...., 
trocken ~ ~ ~ N~ ".a '-' 

~ birt .~ ~ SN" .... ~ ~.S w 
~ 

I " ".-< ~I~- " I b d f h I i i k 
I 

I a c e 
I 

g I m n 0 

I 

10.5,31 27,5 Splint 2,5 36,1 23,1 34,7 7,7 6~,2 57,6 88,2 ! 65,7 40,1 10,0 

" 
Kern 2,5 39,0 - - - 43,5 - - i 52,7 82,5 I 42,8 8,O 

11,0 Holz 2,.5 36,7 - - - 64,0 - - 63,5 100,7 40,7 9,8 

30,7 Holz 3,5 40,7 26,1 39,1 O,8 64,6 51,6 84,7 61,3 105,3 40,9 7,3 

Ganzer Stamm 38,4 24,6 36,9 35,9 39,5 27,21 43,1 I - 77,9 ; - -
I 

Splintkorper 38,2 24,.5 36,7 8,0 67,5 55,31 87,3 I - 105,7 ~ -- --

36. Weisstanne. 
Alter 110 Jahre. Hohe 30 m. Inhalt 1,19 fm. 28. Juni 1884. 

1,5 Splint 0,8 r,7,7 24,2 3u,3 11,8 64,0 51,9 81,5 I 6:2,9 101,8 i 44 6 1153 
- 1322 56,21 

' , 
" 

lHitte 1,.5 38,1 18,1 , , 44,8 14,9 
Kern 2,5 35,4 18,1 33,8 53,5 : 40,51 12,3 

29,.5 Holz 1,4 37,1 36,fJ 49,~) 74,0 I 43,3 B,g 
I 

6,7 Splint 0,8 33,8 21,7 32,6 13,8 64,5 .53,6 79,5 65,6 ~)8,3 40,8 14,2 

" 
Mitte 1,4 33,'2 14,9 31,0 48,2 ;)~1,5 15,8 

" 
Kern 3,0 33,1 15,8 32,3 4,'<,8 36,7 9,9 

27,0 Holz 1,5 33,4 33,7 50,2 67,1 ;)9,0 14,4 

11,9 Splint 0,8 31,6 20,2 30,3 13,2 66,6 56,5 8~11 67,8 98,'~ I 36,7 13,9 
~Iitte 1,6 32,4 17,5

1 
35,0 MJ,8 35,9 9,8 

Kern 4,1 29,4 16,0 I i 35,2 45,4 33,6 12,4 
24,5 Holz 1,6 31,1 36,4 ; : c3)D G7,[) 35,4 12,3 

1 

85,61 68,6 17,1 Splint 1,0 31,8 20,4 30,6 10,0 69,61 59,4 101,41 36,4 12,4 

" 
Kern 3,1 31,7 20,9 i I 39,8 52,6 : 35,0 9,5 

22,0 Holz 1,8 31,8 42,~J I - I 574 74,6 i 35,6 10,8 
I ! ' 

22,3 Splint 1,7 30,4 19,.') 29,3 9,5 71,01 61,2 86,5 70,0 101,5 ! 34,8 12,7 
Kern 4,2 32,7 17,81 ! 35,2 50,6 ' 35,~ 8,7 

19,0 Hoh 2,4 31,3 50,1 1 61,5 81l) 3fl,2 11,1 

27,5 Holz 2,6 34,6 22,2 ;)3,3 9,2 68,6 75,5 862 , , 66,5 103,3 ; 3~,4 12,1 

I 
Ganzer Stamm 33,8 21,7 32,.') 39,1 39,2. 28,4 41,6 _. 73,0 

i 

32,4111,6 
I I I 

S plintkorper 33,7 I 21,6 66,8: 5G,0 82,8 : 100,5 
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I 

Splintkorper 38,2 24,.5 36,7 8,0 67,5 55,31 87,3 I - 105,7 ~ -- --

36. Weisstanne. 
Alter 110 Jahre. Hohe 30 m. Inhalt 1,19 fm. 28. Juni 1884. 

1,5 Splint 0,8 r,7,7 24,2 3u,3 11,8 64,0 51,9 81,5 I 6:2,9 101,8 i 44 6 1153 
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" 

lHitte 1,.5 38,1 18,1 , , 44,8 14,9 
Kern 2,5 35,4 18,1 33,8 53,5 : 40,51 12,3 

29,.5 Holz 1,4 37,1 36,fJ 49,~) 74,0 I 43,3 B,g 
I 

6,7 Splint 0,8 33,8 21,7 32,6 13,8 64,5 .53,6 79,5 65,6 ~)8,3 40,8 14,2 
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Kern 3,0 33,1 15,8 32,3 4,'<,8 36,7 9,9 

27,0 Holz 1,5 33,4 33,7 50,2 67,1 ;)9,0 14,4 

11,9 Splint 0,8 31,6 20,2 30,3 13,2 66,6 56,5 8~11 67,8 98,'~ I 36,7 13,9 
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35,0 MJ,8 35,9 9,8 

Kern 4,1 29,4 16,0 I i 35,2 45,4 33,6 12,4 
24,5 Holz 1,6 31,1 36,4 ; : c3)D G7,[) 35,4 12,3 
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85,61 68,6 17,1 Splint 1,0 31,8 20,4 30,6 10,0 69,61 59,4 101,41 36,4 12,4 
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Kern 3,1 31,7 20,9 i I 39,8 52,6 : 35,0 9,5 
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27,5 Holz 2,6 34,6 22,2 ;)3,3 9,2 68,6 75,5 862 , , 66,5 103,3 ; 3~,4 12,1 
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32,4111,6 
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37. Weisstanne. 

Alter 100 Jahre. Rohe 27,5 m. Inhalt 1,06 fm. 9. October 1884. 

a 

1,5 

" 
" 31,0 

6,7 

" 

Baum

theil 

b 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

Splint 
Mitte 

" Kern 
28,0 Holz 

11,9 

" 
" 24,0 

17,1 

" 19,0 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

22,3 Splint 
, Kern 

14,0 Holz 

26,5 Holz 

CD 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen HoIzes 
Wassergehalt 

Specif. 
Gewicht 

] e 
i'L Raumtheile;a in 100 Raum- I I'l 

theilen ~~ 

~ 
I 

<> 
o 

~ 
] .~ Gram- I ~ 

~ ~ :~ me imbl-
trocken, b' t 

___ ,--_-,--_1 ~~ 

=~ ~~~I ~~ ~~ 
.~ ~ t~~1 ~~ o!.~ 

frisch Itrocken Iio 
..<:l 

<:.> 
00 

c 
/

' 1 Ir 

d e i f 

1,21 
1,8 
2,1 
1,6 

1,1 
1,4 
2,6 
1,4 

1,2 
1,5 
2,6 
1,8 

1,5 
2,2 
1,8 

38,3 
39,0 
39,6 
38,9 

38,3 
40,7 
36,7 
38,3 

35,6 
37,0 
35,6 
35,8 

36,6 
39,4 
37,7 

24,5 

24,5 

22,8 

23,5 

2,5 40,0 25,6 
2,9 37,2 I -
2,6 39,3 -

36,7 

36,7 

34,2 

35,2 

38,4 

g h i kIm 

10,9164,6 52,4 82,81 62,71103,0 
- 29,4 - - 43,0 68,3 
- 24,1 - - 37,8 63.7 
-- 42,7 - - 52,3 81,7 

6,3 69,2 57,0 I" 90,0 
- 24,4 - -
- 20,2 - -
- 46,6 - -

64,5 107,4 
37,7 65,0 
35,4 56,9 
54,9 84,9 

4,9 72,3 
33,9 

- 24,4 
50,3 

60,9 92,4 67,0 107,8 
- - 47,7 70,9 
- - 40,6 59,9 
- - 58,4 86,1 

n o 

45,0114,9 
46,3 15,7 
45,2 12,3 
45,3 14,1 

44,R 
47,0 
41,2 
43,8 

41,0 
42,9 
40,3 
41,0 

13,5 
13,6 
10,8 
12,8 

13,1 
13,6 
11,8 
12,7 

5,2 71,3 59,6 92,0 66,1 107,9 41,8 12,4 
- 34,5 - - 46,7 73,8 45,2 12,9 
- 56,5 - - 59,9 94,2 43,2 12,6 

9,8 64,6 51,8 84,1 61,9 104,4 45,6 12,6 
- 42,5 - - 53,3 79,71 40,3 7,8 
- 60,2 - - 60,5 99,5 44,5 11,7 

3,4 39,2 25,1 37,7 9,9 65,0 52,4 84,1 62,3 104,3 42,6 7,8 

Ganzer Stamm 38,0 24,4 36,6 27,3 48,3 36,1 56,9 - 86,3 - -

Splintkiirper 37,7 24,2 36,3 7,5 68,3 56,4 88,3 - 106,0 - -

38. Weisstanne. 1) 

Alter 105 Jahre. Inhalt 0,96 fm. Genillt 3. April 1884. 

1,5 

" 
" 28,0 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

0,9 
1,2 
2,2 
1,5 

37,8 
40,1 
39,1 
38,9 

24,2 3r.,3 8,3 67,5 55,4 86,9 
4:\0 
23,1 
44,1 

1) Dieser Baum wllrde am 28. December 1883 entastet. 

64,1 105,4. 
52,9 85,1 
37,2 62,3 
53,1 83,0 

43,9 
45,2 
43,9 
44,2 

13,8 
11,3 
10,8 
12,0 
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<> 
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00 

c 
/

' 1 Ir 
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37,7 

24,5 
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2,5 40,0 25,6 
2,9 37,2 I -
2,6 39,3 -

36,7 

36,7 

34,2 
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38,4 

g h i kIm 

10,9164,6 52,4 82,81 62,71103,0 
- 29,4 - - 43,0 68,3 
- 24,1 - - 37,8 63.7 
-- 42,7 - - 52,3 81,7 

6,3 69,2 57,0 I" 90,0 
- 24,4 - -
- 20,2 - -
- 46,6 - -

64,5 107,4 
37,7 65,0 
35,4 56,9 
54,9 84,9 
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33,9 
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46,3 15,7 
45,2 12,3 
45,3 14,1 

44,R 
47,0 
41,2 
43,8 

41,0 
42,9 
40,3 
41,0 

13,5 
13,6 
10,8 
12,8 

13,1 
13,6 
11,8 
12,7 

5,2 71,3 59,6 92,0 66,1 107,9 41,8 12,4 
- 34,5 - - 46,7 73,8 45,2 12,9 
- 56,5 - - 59,9 94,2 43,2 12,6 

9,8 64,6 51,8 84,1 61,9 104,4 45,6 12,6 
- 42,5 - - 53,3 79,71 40,3 7,8 
- 60,2 - - 60,5 99,5 44,5 11,7 

3,4 39,2 25,1 37,7 9,9 65,0 52,4 84,1 62,3 104,3 42,6 7,8 

Ganzer Stamm 38,0 24,4 36,6 27,3 48,3 36,1 56,9 - 86,3 - -

Splintkiirper 37,7 24,2 36,3 7,5 68,3 56,4 88,3 - 106,0 - -

38. Weisstanne. 1) 

Alter 105 Jahre. Inhalt 0,96 fm. Genillt 3. April 1884. 

1,5 

" 
" 28,0 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

0,9 
1,2 
2,2 
1,5 

37,8 
40,1 
39,1 
38,9 

24,2 3r.,3 8,3 67,5 55,4 86,9 
4:\0 
23,1 
44,1 

1) Dieser Baum wllrde am 28. December 1883 entastet. 

64,1 105,4. 
52,9 85,1 
37,2 62,3 
53,1 83,0 

43,9 
45,2 
43,9 
44,2 

13,8 
11,3 
10,8 
12,0 
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'" '"' ::$ 
A 
'1:)<-

~ '" ::$ ~ 

'" llS 
'0 
.J::I 
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" 
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38. Weiss tall 11 e. 

Organische Substanz Specif. 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes 0; 
~ 

I 

---- ----- --- ------- --- '" 
~ S in 100 Raum-

<:..> 

Baum- ~ 0 

.D Raumtheile ::$ .$ : .... 
theilen 0.. 

bIJ oj "'.~ Q) 

theil ~ .... 0Jj 

frisch I trocken 
'1:) 

·c Gram- .----~-
¢: --'---1-- ~ .... ::$ 8-= .§; 

..0 
imbi-

....:< 
§ ill "'I:::: '" ""ill 

" me SN :::$~"g ~A ""~ I .J::I r-, trocken ..... ~ q:::N d ;...:0 
p..c: 

I 

<:..> 

birt ~.~ w 

~-!J I'§j t;1 ~k..c: I 
~ 

b c d e f g 1 m I 
I n 0 

I 

I I 

Splint 0,9 39,9 25,6 38,4 3,4 7],0 58,2 : 94,4 64,1 110,9 46,0 13,3 
Mitte ],2 39,1 - - - 30,2 - - . 43,6 69,3 44,9 12,9 
Kern 2,2 38,2 - - - 21,3 - - i 35,8 59,.5 42,9 11,0 
Holz 1,5 38,9 - - - 37,5 - -1 49,1 7G,4 44,3 12,1 

Splint 1,0 35,1 22,5 33,7 7,1 70,4 59,2 89,3 6G,7 105,5 40,5 13,3 
Mitte 1,2 35,3 - - - 25,5 - - 41,9 GO,8 39,9 11,5 
Kern 2,5 34,8 - - - 26,2 - - 42,9 G1,1 38,4 9,1 
Holz 1,7 35,0 - - - 41,3 - - 54,1 7G,2 39,4 11,1 

Splint 1,2 38,5 24,7 37,1 4,1 71,2 58,8 93,5 G4,9 110,1 43,5 11,5 
Mitte 2,1 38,4 - - - 33,8 - - 46,G 72,1 43,6 11,8 
Kern 3,2 36,8 - - - 34,2 - - 48,1 71,0 39,9 7,8 
Holz 2,1 37,9 - - - 48,7 - - 5G,2 86,6 42,3 10,3 

Splint 2,3 37,9 24,3 3G,5 4,4 71,3 59,1 93,1 65,3 109,2 42,1 9,9 
Kern 4,6 39,0 - - - 40,5 -- - 50,9 79,6 41,8 G,5 
Rolz 3,1 38,4 - - - 59,1 - - 60,6 97,5 42,0 8,6 

Holz 3,0 35,8 : 22,9 34,4 G,l 71,0 59,5 90,7 6G,5 10G,8 39,9 10,4 

Ganzer Stamm 37,8 24,2 36,3 32,1 43,7 31,6 49,G - 81,5 i - -
Splintkiirper 37,8 24,2 36,3 5,8 70,0 57,9 90,9 - 107,8 1 -- -

39. Weisstal1l1e_ 1) 

Alter 100 Jahre. Inhalt 0,93 fm. 28. Juni 1874. 

Splint 0,9 36,5 23,4 35,1 12,7 63,9 52,2 80,4 i 63,6 100,4 42,9 14,8 
,Mitte 2,0 40,2 24,6 37,9 64,8 46,3 13,1 
Kern 2,9 39,6 13,9 25,9 53,4 44,~) 11,~1 

Rolz 1,7 38,7 35,1 47,6 73,8 44,6 13,3 

Splint 0,8 37,2 23,8 35,7 2,4 73,9 61,9 9G,3 66,5 110,9 42,6 19,7 

Mitte 2,2 37,7 20,3 35,0 58,0 43,(; 13,7 

Kern 3,7 39,6 13,1 24,9 52,6 44,7 11,5 
Rolz 1,9 38,2 . 38,2 48,6 74,4 43,7 12,6 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 entiistet. Er zeigte bei del' Fiillung 
noch keinen Zuwachs. 
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38. Weiss tall 11 e. 

Organische Substanz Specif. 
in 100 Raumtheilen Wassergehalt 

Gewicht frischen Holzes 0; 
~ 

I 

---- ----- --- ------- --- '" 
~ S in 100 Raum-

<:..> 

Baum- ~ 0 

.D Raumtheile ::$ .$ : .... 
theilen 0.. 

bIJ oj "'.~ Q) 

theil ~ .... 0Jj 

frisch I trocken 
'1:) 

·c Gram- .----~-
¢: --'---1-- ~ .... ::$ 8-= .§; 

..0 
imbi-

....:< 
§ ill "'I:::: '" ""ill 

" me SN :::$~"g ~A ""~ I .J::I r-, trocken ..... ~ q:::N d ;...:0 
p..c: 

I 

<:..> 

birt ~.~ w 

~-!J I'§j t;1 ~k..c: I 
~ 

b c d e f g 1 m I 
I n 0 

I 

I I 

Splint 0,9 39,9 25,6 38,4 3,4 7],0 58,2 : 94,4 64,1 110,9 46,0 13,3 
Mitte ],2 39,1 - - - 30,2 - - . 43,6 69,3 44,9 12,9 
Kern 2,2 38,2 - - - 21,3 - - i 35,8 59,.5 42,9 11,0 
Holz 1,5 38,9 - - - 37,5 - -1 49,1 7G,4 44,3 12,1 

Splint 1,0 35,1 22,5 33,7 7,1 70,4 59,2 89,3 6G,7 105,5 40,5 13,3 
Mitte 1,2 35,3 - - - 25,5 - - 41,9 GO,8 39,9 11,5 
Kern 2,5 34,8 - - - 26,2 - - 42,9 G1,1 38,4 9,1 
Holz 1,7 35,0 - - - 41,3 - - 54,1 7G,2 39,4 11,1 

Splint 1,2 38,5 24,7 37,1 4,1 71,2 58,8 93,5 G4,9 110,1 43,5 11,5 
Mitte 2,1 38,4 - - - 33,8 - - 46,G 72,1 43,6 11,8 
Kern 3,2 36,8 - - - 34,2 - - 48,1 71,0 39,9 7,8 
Holz 2,1 37,9 - - - 48,7 - - 5G,2 86,6 42,3 10,3 

Splint 2,3 37,9 24,3 3G,5 4,4 71,3 59,1 93,1 65,3 109,2 42,1 9,9 
Kern 4,6 39,0 - - - 40,5 -- - 50,9 79,6 41,8 G,5 
Rolz 3,1 38,4 - - - 59,1 - - 60,6 97,5 42,0 8,6 

Holz 3,0 35,8 : 22,9 34,4 G,l 71,0 59,5 90,7 6G,5 10G,8 39,9 10,4 

Ganzer Stamm 37,8 24,2 36,3 32,1 43,7 31,6 49,G - 81,5 i - -
Splintkiirper 37,8 24,2 36,3 5,8 70,0 57,9 90,9 - 107,8 1 -- -

39. Weisstal1l1e_ 1) 

Alter 100 Jahre. Inhalt 0,93 fm. 28. Juni 1874. 

Splint 0,9 36,5 23,4 35,1 12,7 63,9 52,2 80,4 i 63,6 100,4 42,9 14,8 
,Mitte 2,0 40,2 24,6 37,9 64,8 46,3 13,1 
Kern 2,9 39,6 13,9 25,9 53,4 44,~) 11,~1 

Rolz 1,7 38,7 35,1 47,6 73,8 44,6 13,3 

Splint 0,8 37,2 23,8 35,7 2,4 73,9 61,9 9G,3 66,5 110,9 42,6 19,7 

Mitte 2,2 37,7 20,3 35,0 58,0 43,(; 13,7 

Kern 3,7 39,6 13,1 24,9 52,6 44,7 11,5 
Rolz 1,9 38,2 . 38,2 48,6 74,4 43,7 12,6 

1) Dieser Baum wurde am 28. December 1883 entiistet. Er zeigte bei del' Fiillung 
noch keinen Zuwachs. 



142 Einzeltabellen. 

39. Weisstanne. 
---. Organische Substanz Specif . ..o:l 

in 100 Raumtheilen Wassergehalt <) .... Gewicht :=! frischen Holzes +" 
0 ~ :§ ~-- ~~--.~-~- '" 

r,;"J,,,,,,," 
<) .-.:; .... '" S in 100 Raum- I d 
0 

~ '" Baum- .... 
Raumtheile :=! .... 

:=! i2 ~ theilen ." 0-
bJJ ~ r3] '" '" '" theil -e itO '"'" ..o:lS Gram· :=! ~ Q.)!::::::! Q;) 

8.S ~ 
'0 .... 

H d .~ ..o:l .0 ,..,~ 
cO me imbi- " 

I 
.0 S SN .~ 1'"0

1 
<1)_ .... .., 

""" trocken ;""" I N:§ ".a u :=! 
birt .~ ~ 8N~, ~:.c: ~.S:; u:, 

cO 
c!) ~ p:< 

I 
.~ wI"' 

I a b c d e f g h i k 1 m n 0 

11,9 Splint 0,8 33,1 21,2 31,8 5,4 73,4 62,8 92,1 68,9 106,5 38,6 14,5 

" 
Mitte 2,3 35,7 - - - 14,1 -- - 28,4 4~),8 40,9 12,9 

" 
Kern 3,5 39,1 - - - 12,7 - - 24,5 51,9 44,4 11,9 

23,5 Holz 1,9 35,9 - - - 34,5 - - 48,9 70,4 41,3 13,1 

17,1 Splint 0,9 33,4 21,4 32,1 2,7 75,9 65,2 96,0 69,5 109,3 38,4 13,0 

" 
Kern 3,0 38,4 - - - 19,7 - - 33,9 58,1 43,2 11,2 

18,5 Holz 1,8 36,4 - - - 42,0 - - 53,5 78,4 41,3 11,9 

22,3 Splint 1,3 41,2 26,4 39,6 6,7 66,8 53,6 88,9 61,9 108,0 47,5 13,4 

" 
Kern 2,1 36,3 - - - 40,1 - - 52,5 76,4 39,4 8,1 

11,0 Holz 1,6 39,3 - - - 56,6 - - 59,2 95,9 44,3 11,4 

Ganzer Stamm 37,9 24,3 36,4 38,0 37,7 25,6 40,2 - 75,6 - -

Splintkorper 35,9 23,0 34,5 7,2 69,8 58,3 89,0 - 105,7 - -

40. Weisstanne. 1) 

Alter 110 Jahre. Inhalt 1,30 fm. 29. Juni 1884. 
1,5 Splint 1,4 43,R 28,1 

4~l~ 
57,1 43,0 74,4 56,6 101,0 48,9 10,4 

" 
Mitte 1,8 42,2 32,2 43,3 74,4 47,7 11,6 
Kern 1,9 43,5 34,0 43,9 77,4 4~),6 11,2 

33,0 Holz 1,8 43,3 43,8 50,3 87,1 48,9 11,3 

6,7 Splint 1,6 40,5 26,0 39,0 9,5 64,5 51,5 84,4 61,4 105,0 45,4 10,7 
Mitte 2,0 40,1 28,3 * 41,4 68,4 45,3 11,4 

" 
Kern 2,2 36,4 21,'1 .37,5 58,3 41,7 12,7 

29,0 Holz 2,0 38,8 30,9 50,3 78,1 43,9 11,7 

11,9 Splint 1,4 37,0 23,7 35,6 6,4 69,9 58,0 90,0 65,4 106,8 43,2 14,2 

" 
Mitte 1,9 36,9 39,2 51,5 76,1 42,1 12,2 

" 
Kern 2,7 36,3 23,9 39,6 60,2 41,1 11,6 

26,0 Holz 2,0 36,8 48,2 56,7 84,9 42,3 13,0 

17,1 I Splint 1,6 36,3 23,3 35,0 6,7 70,0 58,3 89,7 65,9 106,3 42,3 14,3 
" Mitte 2,41 37,1 43,9 54,1 81,0 42,2 12,1 

" I Kern 3,31 34,8 24,9 41,71 59,7 39,6 12,1 
23,0 Holz 2,1 36,1 50,0 58,1 86,0 41,5 13,1 

1) Dieser Baum wurde am 8. April 1884 entastet. Der Zuwachs des letzten Sommers 
ist Seite 33 berechnet. 
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39. Weisstanne. 
---. Organische Substanz Specif . ..o:l 

in 100 Raumtheilen Wassergehalt <) .... Gewicht :=! frischen Holzes +" 
0 ~ :§ ~-- ~~--.~-~- '" 

r,;"J,,,,,,," 
<) .-.:; .... '" S in 100 Raum- I d 
0 

~ '" Baum- .... 
Raumtheile :=! .... 

:=! i2 ~ theilen ." 0-
bJJ ~ r3] '" '" '" theil -e itO '"'" ..o:lS Gram· :=! ~ Q.)!::::::! Q;) 

8.S ~ 
'0 .... 

H d .~ ..o:l .0 ,..,~ 
cO me imbi- " 

I 
.0 S SN .~ 1'"0

1 
<1)_ .... .., 

""" trocken ;""" I N:§ ".a u :=! 
birt .~ ~ 8N~, ~:.c: ~.S:; u:, 

cO 
c!) ~ p:< 

I 
.~ wI"' 

I a b c d e f g h i k 1 m n 0 

11,9 Splint 0,8 33,1 21,2 31,8 5,4 73,4 62,8 92,1 68,9 106,5 38,6 14,5 

" 
Mitte 2,3 35,7 - - - 14,1 -- - 28,4 4~),8 40,9 12,9 

" 
Kern 3,5 39,1 - - - 12,7 - - 24,5 51,9 44,4 11,9 

23,5 Holz 1,9 35,9 - - - 34,5 - - 48,9 70,4 41,3 13,1 

17,1 Splint 0,9 33,4 21,4 32,1 2,7 75,9 65,2 96,0 69,5 109,3 38,4 13,0 

" 
Kern 3,0 38,4 - - - 19,7 - - 33,9 58,1 43,2 11,2 

18,5 Holz 1,8 36,4 - - - 42,0 - - 53,5 78,4 41,3 11,9 

22,3 Splint 1,3 41,2 26,4 39,6 6,7 66,8 53,6 88,9 61,9 108,0 47,5 13,4 

" 
Kern 2,1 36,3 - - - 40,1 - - 52,5 76,4 39,4 8,1 

11,0 Holz 1,6 39,3 - - - 56,6 - - 59,2 95,9 44,3 11,4 

Ganzer Stamm 37,9 24,3 36,4 38,0 37,7 25,6 40,2 - 75,6 - -

Splintkorper 35,9 23,0 34,5 7,2 69,8 58,3 89,0 - 105,7 - -

40. Weisstanne. 1) 

Alter 110 Jahre. Inhalt 1,30 fm. 29. Juni 1884. 
1,5 Splint 1,4 43,R 28,1 

4~l~ 
57,1 43,0 74,4 56,6 101,0 48,9 10,4 

" 
Mitte 1,8 42,2 32,2 43,3 74,4 47,7 11,6 
Kern 1,9 43,5 34,0 43,9 77,4 4~),6 11,2 

33,0 Holz 1,8 43,3 43,8 50,3 87,1 48,9 11,3 

6,7 Splint 1,6 40,5 26,0 39,0 9,5 64,5 51,5 84,4 61,4 105,0 45,4 10,7 
Mitte 2,0 40,1 28,3 * 41,4 68,4 45,3 11,4 

" 
Kern 2,2 36,4 21,'1 .37,5 58,3 41,7 12,7 

29,0 Holz 2,0 38,8 30,9 50,3 78,1 43,9 11,7 

11,9 Splint 1,4 37,0 23,7 35,6 6,4 69,9 58,0 90,0 65,4 106,8 43,2 14,2 

" 
Mitte 1,9 36,9 39,2 51,5 76,1 42,1 12,2 

" 
Kern 2,7 36,3 23,9 39,6 60,2 41,1 11,6 

26,0 Holz 2,0 36,8 48,2 56,7 84,9 42,3 13,0 

17,1 I Splint 1,6 36,3 23,3 35,0 6,7 70,0 58,3 89,7 65,9 106,3 42,3 14,3 
" Mitte 2,41 37,1 43,9 54,1 81,0 42,2 12,1 

" I Kern 3,31 34,8 24,9 41,71 59,7 39,6 12,1 
23,0 Holz 2,1 36,1 50,0 58,1 86,0 41,5 13,1 

1) Dieser Baum wurde am 8. April 1884 entastet. Der Zuwachs des letzten Sommers 
ist Seite 33 berechnet. 



Einzeltabellen. 143 

40. Wei sstanne. 

..6 Organische Substanz Specif . 
c:.> ;n 100 Raumtheilen Wassergehali .... Gewicht 
~ frischen Holzes -= A ., 

- '" ~ c:.> 
't;! .... 

Baum- '" S in 100 Raum- I § 0 

~'" .... I .... 
~~ ~ Raumtheile ~ 

theilen r.3"il Po 
b() oS '" '" '" theil ~ .... 't;! 

..o:lS '':: Gram-
----~-- .---~-- - ¢: ---I' 1-, 8~ .S 

'0 ... p 
frisch trocken ..o:l ..o:l >-< s::l ~ Q) ~Il> ~~ "' 8 oS me imbi- Q) • I"CI Q)....-I ~ ..o:l 

~ a:l ,:g" 0:: I N:§ 1J..c:: '" ~ trocken rn 
oS birt .~ .. aN!!1 ~A ".s 

P=l 

I 
c!I i ..... UJ "C ~ 

a b c d e f g h I i k I m n 0 

I I I 

22,3 Splint 2,0 35,6 22,8 34,2 9,4 67,8 56,4 85,7 I 65,5 103,4 41,6 14,3 

" 
Kern 3,6 33,6 - - - 28,0 - - 45,4 61,5 37,0 9,3 

17,5 Holz 2,6 34,8 - - - 52,5 - - 60,1 87,4 39,8 12,4 

27,5 Holz 3,0 B5,8 22,9 34,4 11,4 65,7 54,2 82,6 64,8 101,5 40,4 11,6 

Ganzer Stamm 39,0 25,0 37,5 31,3 43,7 31,2 49,9 - 82,7 - --

Splintkiirper 39,4 25,3 37,9 10,2 64,5. 51,9 83,6. - 103,9 - -

41. Weisstanne. 1) 

Alter 105 Jahre. Inhalt 1,20 fm. 9. October 1884. 

1,5 Splint 
1,21 

40,6 26,0 39,0 29,21 44,8 31,8 52,1 52,5 85,4 45,7 11,2 

" 
Mitte 1,5 40,1 - 14,8 - 26,9 55,0 45,3 11,4 

" 
Kern 1,8 37,5 17,4 31,6 54,9 41,4 9,3 

31,5 Holz 1,5 39,4 29,9 43,1 69,4 44,2 10,6 

6,7 Splint 1,6 42,5 27,2 40,8 33,1 39,7 26,1 44,1 48,3 82,2 47,6 10,8 

" 
Kern 1,8 37,4 17,2 31,6 54,7 41,9 10,8 

29,5 Holz 1,7 40,0 28,6 41,7 68,6 44,8 10,8 

11,9 Splint 1,4 37,2 23,8 35,7 29,8 46,4 34,5 53,7 55,5 83,7 4t,5 10,3 

" 
Kern 2,1 33,8 17,0 33,5 50,8 38,1 11,4 

25,0 Holz 1,8 35,5 31,9 47,3 67,4 39,8 10,8 

17,1 Splint 1,4 40,1 25,7 38,5 34,4 39,9 27,1 44,1 49,8 80,0 43,9 8,6 

" 
Kern 2,4 32,6 16,5 33,3 49,5 36,5 !l,5 

21,5 Holz 1,9 37,4 31,1 45,3 68,5 41,1 8,!l 

22,3 Holz 2,1 39,4 24,0 36,0 31,9 44,1 32,1 50,1 52,8 83,5 42,6 7,5 

Ganzer Stamm 38,5 24,6 36,9 43,9 31,5 19,2 30,41 70,0 
I 

Splintkiirper 40,2 25,8 i 3ti,7 31,3 42,9. 30,0 48,91 83,1 

1) Diesel' Ranm wmde am 8. April entastet. Sein Zuwachs im Sommer ist Seite 33 
berechnet. 
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40. Wei sstanne. 

..6 Organische Substanz Specif . 
c:.> ;n 100 Raumtheilen Wassergehali .... Gewicht 
~ frischen Holzes -= A ., 

- '" ~ c:.> 
't;! .... 

Baum- '" S in 100 Raum- I § 0 

~'" .... I .... 
~~ ~ Raumtheile ~ 

theilen r.3"il Po 
b() oS '" '" '" theil ~ .... 't;! 

..o:lS '':: Gram-
----~-- .---~-- - ¢: ---I' 1-, 8~ .S 

'0 ... p 
frisch trocken ..o:l ..o:l >-< s::l ~ Q) ~Il> ~~ "' 8 oS me imbi- Q) • I"CI Q)....-I ~ ..o:l 

~ a:l ,:g" 0:: I N:§ 1J..c:: '" ~ trocken rn 
oS birt .~ .. aN!!1 ~A ".s 

P=l 

I 
c!I i ..... UJ "C ~ 

a b c d e f g h I i k I m n 0 

I I I 

22,3 Splint 2,0 35,6 22,8 34,2 9,4 67,8 56,4 85,7 I 65,5 103,4 41,6 14,3 

" 
Kern 3,6 33,6 - - - 28,0 - - 45,4 61,5 37,0 9,3 

17,5 Holz 2,6 34,8 - - - 52,5 - - 60,1 87,4 39,8 12,4 

27,5 Holz 3,0 B5,8 22,9 34,4 11,4 65,7 54,2 82,6 64,8 101,5 40,4 11,6 

Ganzer Stamm 39,0 25,0 37,5 31,3 43,7 31,2 49,9 - 82,7 - --

Splintkiirper 39,4 25,3 37,9 10,2 64,5. 51,9 83,6. - 103,9 - -

41. Weisstanne. 1) 

Alter 105 Jahre. Inhalt 1,20 fm. 9. October 1884. 

1,5 Splint 
1,21 

40,6 26,0 39,0 29,21 44,8 31,8 52,1 52,5 85,4 45,7 11,2 

" 
Mitte 1,5 40,1 - 14,8 - 26,9 55,0 45,3 11,4 

" 
Kern 1,8 37,5 17,4 31,6 54,9 41,4 9,3 

31,5 Holz 1,5 39,4 29,9 43,1 69,4 44,2 10,6 

6,7 Splint 1,6 42,5 27,2 40,8 33,1 39,7 26,1 44,1 48,3 82,2 47,6 10,8 

" 
Kern 1,8 37,4 17,2 31,6 54,7 41,9 10,8 

29,5 Holz 1,7 40,0 28,6 41,7 68,6 44,8 10,8 

11,9 Splint 1,4 37,2 23,8 35,7 29,8 46,4 34,5 53,7 55,5 83,7 4t,5 10,3 

" 
Kern 2,1 33,8 17,0 33,5 50,8 38,1 11,4 

25,0 Holz 1,8 35,5 31,9 47,3 67,4 39,8 10,8 

17,1 Splint 1,4 40,1 25,7 38,5 34,4 39,9 27,1 44,1 49,8 80,0 43,9 8,6 

" 
Kern 2,4 32,6 16,5 33,3 49,5 36,5 !l,5 

21,5 Holz 1,9 37,4 31,1 45,3 68,5 41,1 8,!l 

22,3 Holz 2,1 39,4 24,0 36,0 31,9 44,1 32,1 50,1 52,8 83,5 42,6 7,5 

Ganzer Stamm 38,5 24,6 36,9 43,9 31,5 19,2 30,41 70,0 
I 

Splintkiirper 40,2 25,8 i 3ti,7 31,3 42,9. 30,0 48,91 83,1 

1) Diesel' Ranm wmde am 8. April entastet. Sein Zuwachs im Sommer ist Seite 33 
berechnet. 
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42. Weisstanne. 1) 

Alter 100 Jahre. Inhalt 0,98 fm. 30. December 1884. 

a 

1,5 

" 30,0 

6,7 

" 27,0 

11,9 

" 23,5 

Baum

thei! 

b 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

17,1 Splint 

" Kern 
19,0 Holz 

22,3 Splint 
" Kern 

12,0 Holz 

c 

0,91 
2,0 
1,5 

0,8 
2,5 
1,8 

0,9 
2,8 
],9 

],1 
2,8 
],9 

1,7 
3,5 
2,2 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 
Wassergehalt Specif. 

Gewicht 
"1:l 

41,2 
38,0 
39,2 

40,0 
37,2 
38,1 

36,4 
35,1 
35,.5 

37,2 
35,3 
36,2 

38,4 
35,8 
37,8 

37,7 

38,9 

1 26,4 

25,6 

23,3 

23,8 

24,6 

39,6 

38,4 

34,9 

35,7 

in 100 Raum
theilen 

-- ---.-----,---

OJ 

I ~ 
I :9 

frisch trocken .. 

I 
-e 

m n : 

9,2 64,4 
13,3 
33,1 

51,21 84,8 61,0 105,5 
25,9 51,2 
45,7 72,3 

46,71 11,7 
42,6 10,9 
44,2 11,2 

7,3 67,1 54,3 88,1 62,6 107,2 46,0 12,9 
- 12,8 - - 25,6 50,0 40,5 8,2 
- 30,4 - - 44,3 68,5 42,2 9,7 

8,7 68,0 56,4 86,7 65,2 104,4 41,2 11,7 
- 15,1 - - 30,1 50,2 39,8 12,0 
- 33,6 - - 48,6 69,1 40,3 11,9 

9,0 67,2 55,3 
- 17,9 -
- 39,7 -

86,0 64,3 104,6 
- 33,7 53,2 
- 52,3 75,9 

42,3 11,6 
39,5 10,6 
40,7 11,0 

36,9 11,8 63,6 51,3 81,3 62,3 102,0 43,0 10,6 
43,5 15,5 
43,1 12,3 

- - 17,8 - - 33,1 53,6 
- - 52,1 - - 57,9 90,0 

24,2
1 

36,3 31,5 34,3
1

22,2 41,3 

24,9 37,3 9,3 65,8 53,4 85,1 

43. Weisstanne. 2) 

Alter 110 Jahre. Hohe 30 m. Inhalt 1,36 fm. Gefallt am 3. April 1884. 

1,5 

" 
32,0 

6,7 

" 
" 29,5 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

0,9 
1,7 
2,5 
1,7 

0,8 
1,5 
2,5 
1,7 

36,4 
34,5 
33,9 
34,7 

36,1 
35,1 
34,0 
34,8 

23,3 

23,1 

35,0 15,4 

34,7 10,2 

61,3 49,6 76,3 
21,5 
]3,8 
28,6 

66,7 55,1 84,4 
24,5 
13,0 
30,1 

1) Dieser Baum wurde am 11. October 1884 entiistet. 
2) Dieser Baum ist am 28. December 1883 eingesiigt. 

62,7 97,7 
38,4 55,9 
29,0 47,7 
45,2 63,3 

64,8 102,8 
41,0 59,6 
27,7 47,0 
46,4 64,9 

41,6 
38,7 
37,2 
38,9 

41,2 
40,5 
37,5 
39,2 

]2,4 
10,9 

9,3 
10,5 

12,4 
13,1 
9,6 

11,2 
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42. Weisstanne. 1) 

Alter 100 Jahre. Inhalt 0,98 fm. 30. December 1884. 

a 

1,5 

" 30,0 

6,7 

" 27,0 

11,9 

" 23,5 

Baum

thei! 

b 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

Splint 
Kern 
Holz 

17,1 Splint 

" Kern 
19,0 Holz 

22,3 Splint 
" Kern 

12,0 Holz 

c 

0,91 
2,0 
1,5 

0,8 
2,5 
1,8 

0,9 
2,8 
],9 

],1 
2,8 
],9 

1,7 
3,5 
2,2 

Ganzer Stamm 

Splintkiirper 

Organische Substanz 
in 100 Raumtheilen 

frischen Holzes 
Wassergehalt Specif. 

Gewicht 
"1:l 

41,2 
38,0 
39,2 

40,0 
37,2 
38,1 

36,4 
35,1 
35,.5 

37,2 
35,3 
36,2 

38,4 
35,8 
37,8 

37,7 

38,9 

1 26,4 

25,6 

23,3 

23,8 

24,6 

39,6 

38,4 

34,9 

35,7 

in 100 Raum
theilen 

-- ---.-----,---

OJ 

I ~ 
I :9 

frisch trocken .. 

I 
-e 

m n : 

9,2 64,4 
13,3 
33,1 

51,21 84,8 61,0 105,5 
25,9 51,2 
45,7 72,3 

46,71 11,7 
42,6 10,9 
44,2 11,2 

7,3 67,1 54,3 88,1 62,6 107,2 46,0 12,9 
- 12,8 - - 25,6 50,0 40,5 8,2 
- 30,4 - - 44,3 68,5 42,2 9,7 

8,7 68,0 56,4 86,7 65,2 104,4 41,2 11,7 
- 15,1 - - 30,1 50,2 39,8 12,0 
- 33,6 - - 48,6 69,1 40,3 11,9 

9,0 67,2 55,3 
- 17,9 -
- 39,7 -

86,0 64,3 104,6 
- 33,7 53,2 
- 52,3 75,9 

42,3 11,6 
39,5 10,6 
40,7 11,0 

36,9 11,8 63,6 51,3 81,3 62,3 102,0 43,0 10,6 
43,5 15,5 
43,1 12,3 

- - 17,8 - - 33,1 53,6 
- - 52,1 - - 57,9 90,0 

24,2
1 

36,3 31,5 34,3
1

22,2 41,3 

24,9 37,3 9,3 65,8 53,4 85,1 

43. Weisstanne. 2) 

Alter 110 Jahre. Hohe 30 m. Inhalt 1,36 fm. Gefallt am 3. April 1884. 

1,5 

" 
32,0 

6,7 

" 
" 29,5 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

Splint 
Mitte 
Kern 
Holz 

0,9 
1,7 
2,5 
1,7 

0,8 
1,5 
2,5 
1,7 

36,4 
34,5 
33,9 
34,7 

36,1 
35,1 
34,0 
34,8 

23,3 

23,1 

35,0 15,4 

34,7 10,2 

61,3 49,6 76,3 
21,5 
]3,8 
28,6 

66,7 55,1 84,4 
24,5 
13,0 
30,1 

1) Dieser Baum wurde am 11. October 1884 entiistet. 
2) Dieser Baum ist am 28. December 1883 eingesiigt. 

62,7 97,7 
38,4 55,9 
29,0 47,7 
45,2 63,3 

64,8 102,8 
41,0 59,6 
27,7 47,0 
46,4 64,9 

41,6 
38,7 
37,2 
38,9 

41,2 
40,5 
37,5 
39,2 

]2,4 
10,9 

9,3 
10,5 

12,4 
13,1 
9,6 

11,2 
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43. Weisstanne. 

11 Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif. 
'" in 100 Raumtheilen ... Gewicht ~ frischen Holzes 1:l A ., 

"'" I 
., 

"" ... 
':;j 8 in 100 Raum- '" I ~ 0 = ., Baum- ... Raumtheile ... 

~'" .0 

~ theilen 
,,,, 

','",+OOkM 

p,. 
'" b.o Q).~ ., ., ., 

theil >l "'" ~ 
.08 ·S Gram-

,., 
.S 

'0 I ::l 
~ Q) 

8.!"! 
.0 ~ 

.... ~ ;:::'" "'ijl i:= 
S me imbi- '" :~ 1"0 "'- ""- .0 ...., 

trocken S" <;:l"'~ ~:§ ",,,, u 
~ birt .~ ~ SN,S "',., ~.~ w 

l=Q 

I 
.~ '" 'tl j;: 

I a b c d e f g h i k 1 m n 0 

11,9 Splint 1,0 35,4 22,71 34,0 9,9 67,4 56,11 85,0 65,6 102,7 39,9 11.3 

" 
Mitte 1,5 33,1 -

1 
- - 27,4 -

1 
- 45,3 60,5 37,6 11,8 

" 
Kern 2,9 33,2 - - - 18,4 - - 35,8 51,6 36,4 9,0 

26,5 Holz 1,8 33,9 - -- - 37,0 - - 52,2 70,9 37,8 10,5 

17,1 Splint 1,3 34,8 22,3 33,5 15,5 62,2 51,0 76,7 64,1 97,0 39,1 10,9 

" 
Mitte 2,3 31,9 - - - 57,6 - - 63,9 89,5 36.5 12,4 

" 
Kern 3,1 30,9 - - - 13,5 - - 30,4 44,4 33,9 8,8 

23,5 Holz 2,0 33,0 - - - 49,1 - - 59,8 82,1 37,1 10,9 

22,3 Splint 1,5 32,6 20,9 31,4 10,3 68,8 58,3 85,0 67,8 101,4 36,5 10,5 

" 
Kern 3,8 30,3 - - - 16,4 - -- 35,2 46,8 33,3 9,0 

20,0 Holz 2,5 31,4 - - - 43,7 - - 58,1 75,2 34,9 9,7 

27,5 Holz 4,6 31,7 20,3 30,5 9,7 70,0 59,8 86,1 68,9 101,8 34,6 8,4 

Ganzer Stamm 33,91 21,7 32,'141,' 
36,5 15,7 27,3 - 70,4 - -

Splintkorper 35,1 1 22,5 33,7 27,6 49,9138,7 58,4 - 85,0 - -

44. Weisstanne. 1) 

Alter 100 Jahre. Rohe 30 m. Inhalt 1,16 fm. 28. J uni 1884. 

1,5 Splint 0,9 41,9 26,8 40,2 24,3 48,9 35,5 59,3 53,9 90,9 48,0 12,7 

" 
Mitte 1,5 41,5 17,3 29,5 58,8 46,8 11,3 

" 
Kern 2,5 37,7 21,8 36,6 59,5 42,2 10,6 

31,5 Holz 1,6 40,2 28,9 41,8 69,1 45,4 11,4 

6,7 Splint 1,1 42,5 27,2 40,8 17,4 55,4 41,8 70,6 56,6 97,9 49,2 13,6 

" 
Mitte 1,4 40,9 18,9 31.7 59,8 48,4 15,6 

" 
Kern 2,6 37,4 12,2 - 24,5 49,5 41,5 10,1 

28,0 Holz 1,7 40,2 28,9 
- 1 41,9 69,11 46,2 12,9 

11,9 Splint 1,0 '38,4 24,6 36,9 29,3 46,1 33,8 53,6 54,5 84,4 44,0 12,8 

" 
Mitte 1,8 39,0 14,0 26,5 53,0 44,4 12,4 

" 
Kern 3,1 36,6 11,9 24,5 48,5 39,9 8,2 

25,0 Holz 1,8 38,1 25,6 40,2 63,7 43,0 11,4 

1) Dieser Baum ist am 8. April eingesagt. Am 28. Juni war derselbe noch im voIlen 
Winterzustande, griin und frisch, ohne Zuwachs und Triebbildung. 

Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwaldbitume. 10 
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43. Weisstanne. 

11 Organische Substanz 
Wassergehalt 

Specif. 
'" in 100 Raumtheilen ... Gewicht ~ frischen Holzes 1:l A ., 

"'" I 
., 

"" ... 
':;j 8 in 100 Raum- '" I ~ 0 = ., Baum- ... Raumtheile ... 

~'" .0 

~ theilen 
,,,, 

','",+OOkM 

p,. 
'" b.o Q).~ ., ., ., 

theil >l "'" ~ 
.08 ·S Gram-

,., 
.S 

'0 I ::l 
~ Q) 

8.!"! 
.0 ~ 

.... ~ ;:::'" "'ijl i:= 
S me imbi- '" :~ 1"0 "'- ""- .0 ...., 

trocken S" <;:l"'~ ~:§ ",,,, u 
~ birt .~ ~ SN,S "',., ~.~ w 

l=Q 

I 
.~ '" 'tl j;: 

I a b c d e f g h i k 1 m n 0 

11,9 Splint 1,0 35,4 22,71 34,0 9,9 67,4 56,11 85,0 65,6 102,7 39,9 11.3 

" 
Mitte 1,5 33,1 -

1 
- - 27,4 -

1 
- 45,3 60,5 37,6 11,8 

" 
Kern 2,9 33,2 - - - 18,4 - - 35,8 51,6 36,4 9,0 

26,5 Holz 1,8 33,9 - -- - 37,0 - - 52,2 70,9 37,8 10,5 

17,1 Splint 1,3 34,8 22,3 33,5 15,5 62,2 51,0 76,7 64,1 97,0 39,1 10,9 

" 
Mitte 2,3 31,9 - - - 57,6 - - 63,9 89,5 36.5 12,4 

" 
Kern 3,1 30,9 - - - 13,5 - - 30,4 44,4 33,9 8,8 

23,5 Holz 2,0 33,0 - - - 49,1 - - 59,8 82,1 37,1 10,9 

22,3 Splint 1,5 32,6 20,9 31,4 10,3 68,8 58,3 85,0 67,8 101,4 36,5 10,5 

" 
Kern 3,8 30,3 - - - 16,4 - -- 35,2 46,8 33,3 9,0 

20,0 Holz 2,5 31,4 - - - 43,7 - - 58,1 75,2 34,9 9,7 

27,5 Holz 4,6 31,7 20,3 30,5 9,7 70,0 59,8 86,1 68,9 101,8 34,6 8,4 

Ganzer Stamm 33,91 21,7 32,'141,' 
36,5 15,7 27,3 - 70,4 - -

Splintkorper 35,1 1 22,5 33,7 27,6 49,9138,7 58,4 - 85,0 - -

44. Weisstanne. 1) 

Alter 100 Jahre. Rohe 30 m. Inhalt 1,16 fm. 28. J uni 1884. 

1,5 Splint 0,9 41,9 26,8 40,2 24,3 48,9 35,5 59,3 53,9 90,9 48,0 12,7 

" 
Mitte 1,5 41,5 17,3 29,5 58,8 46,8 11,3 

" 
Kern 2,5 37,7 21,8 36,6 59,5 42,2 10,6 

31,5 Holz 1,6 40,2 28,9 41,8 69,1 45,4 11,4 

6,7 Splint 1,1 42,5 27,2 40,8 17,4 55,4 41,8 70,6 56,6 97,9 49,2 13,6 

" 
Mitte 1,4 40,9 18,9 31.7 59,8 48,4 15,6 

" 
Kern 2,6 37,4 12,2 - 24,5 49,5 41,5 10,1 

28,0 Holz 1,7 40,2 28,9 
- 1 41,9 69,11 46,2 12,9 

11,9 Splint 1,0 '38,4 24,6 36,9 29,3 46,1 33,8 53,6 54,5 84,4 44,0 12,8 

" 
Mitte 1,8 39,0 14,0 26,5 53,0 44,4 12,4 

" 
Kern 3,1 36,6 11,9 24,5 48,5 39,9 8,2 

25,0 Holz 1,8 38,1 25,6 40,2 63,7 43,0 11,4 

1) Dieser Baum ist am 8. April eingesagt. Am 28. Juni war derselbe noch im voIlen 
Winterzustande, griin und frisch, ohne Zuwachs und Triebbildung. 

Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwaldbitume. 10 
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..b 
<:) ... 
p 

A 
"" ... = '" pgJ 

'" Jla 
'0 
,.<:I 
8 
~ 
~ 

a 

17,1 

n 

" 21,0 

22,3 

" 16,5 

27,5 

1,5 

" 34,5 

6,7 

" 31,0 

11,9 

" 27,5 

17,1 

" 24,0 

Einzeltabellen. 

44. Weisstanne. 

Organische Substanz Specif . in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewicht frischen Holzes 

0> 
;;:: 

a 
I Baum- '" in 100 Raum- ~ ... 

Raumtheile -'=' p 
theilen .'" blJ '" ~] theil = ... 

frisch Itracken 
·c Gram-

I . b' 

it: 8.::: ... p 
~ C1l 

. 
-'=' H ~ ~'" .. ~ 
'" me I 1m 1- '" := b"g "'- ...... ,.., Ei" ~:§ ".Q 

(rac:en I birt .~ § o:lN" ~.~ 
C!l .5 ~ ",.Q 

~ '0 

I b c d f g h i k I m n 

Splint 1,1 39,7 25,5 38,3 36,4 38,1 25,3 41,0 48,9 77,8 45,1 
Mitte 2,1 36,4 - - - 20,0 - - 31,1 64,4 41,9 
Kern 3,0 35,6 - - - 18,1 - - 33,7 53,7 38,9 
Holz 2,0 37,3 - - - 28,1 - - 43,0 65,4 41,9 

Splint 1,7 38,7 24,8 37,2 38,6 36,6 24,2 38,5 48,6 75,2 43,8 
Kern 3,0 34,5 - - - 14,9 - - 30,1 49,4 38,0 
Holz 2,3 36,7 -- - - 26,1 - - 41,6 62,7 40,9 

Holz 2,4 38,1 24,4 36,6 41,0 34,6 22,4 35,3 47,6 72,8 43,0 

Ganzer Stamm 39,0 25,0 37,5 47,7 27,3 14,8 23,7 - 66,3 -

Splintkiirper 40,5 26,0 39,0 27,7 46,3 33,3 54,6 - 86,8 -

45. Weisstanne. 1) 

Alter 95 Jahre. Rohe 30 m. Inhalt 1,46 fm. 9. October 1884. 

Splint 1,9 40,1 25,7 38,6 56,9 17,4 4,5 7,3 30,2 57,5 45,3 
Kern 2,2 38,3 14,9 28,1 53,2 41,8 
Holz 2,1 39,1 16,1 29,1 55,2 43,4 

Splint 1,5 38,6 24,7 37,0 43,0 32,3 20,0 31,7 45,5 70,9 44,0 
Kern 2,3 34,9 14,9 30,0 49,9 39,4 
Holz 2,0 36,3 21,2 36,9 57,4 41,0 

Splint 1,6 37,0 23,7 35,5 46,7 29,6 17,8 27,6 44,4 66,6 42,6 
Kern 2,7 34,2 13,4 28,1 47,6 38,1 
Holz 2,3 35,2 16,9 32,9 54,7 39,7 

Splint 1,7 35,8 22,9 34,3 53,9 23,2 11,8 17,9 39,4 59,0 40,8 
Kern 3,1 33,6 12,9 27,8 44,4 36,9 
Holz 2,6 34,4 16,9 32,9 51,4 38,4 

~ 
'" <> 
0 ... 
p.. 

'" "" = .~ 
,.<:I 
<> 

en 

a 

11, 9 
13,1 
8, 

11, 
5 
2 

11, 8 
1 
5 

9, 
10, 

11,. 

-

-

11,4 
8,4 
9,8 

12,3 
11,3 
11,6 

13,1 
10,2 
11,3 

12,3 
9,2 

10,4 

1) Dieser Baum ist am 8. April eingeschnitten. Bei der Fallung war er fast viillig entnadelt. 
Die jungen Zweige weich, mit missfarhiger schmutzig griiner Innenrinde. Schaftrinde fast 
am ganzen Baume griin. Keine Spur von Zuwachs. 
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27,5 

1,5 
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17,1 
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Einzeltabellen. 

44. Weisstanne. 

Organische Substanz Specif . in 100 Raumtheilen Wassergehalt 
Gewicht frischen Holzes 

0> 
;;:: 

a 
I Baum- '" in 100 Raum- ~ ... 

Raumtheile -'=' p 
theilen .'" blJ '" ~] theil = ... 

frisch Itracken 
·c Gram-

I . b' 

it: 8.::: ... p 
~ C1l 

. 
-'=' H ~ ~'" .. ~ 
'" me I 1m 1- '" := b"g "'- ...... ,.., Ei" ~:§ ".Q 

(rac:en I birt .~ § o:lN" ~.~ 
C!l .5 ~ ",.Q 

~ '0 

I b c d f g h i k I m n 

Splint 1,1 39,7 25,5 38,3 36,4 38,1 25,3 41,0 48,9 77,8 45,1 
Mitte 2,1 36,4 - - - 20,0 - - 31,1 64,4 41,9 
Kern 3,0 35,6 - - - 18,1 - - 33,7 53,7 38,9 
Holz 2,0 37,3 - - - 28,1 - - 43,0 65,4 41,9 

Splint 1,7 38,7 24,8 37,2 38,6 36,6 24,2 38,5 48,6 75,2 43,8 
Kern 3,0 34,5 - - - 14,9 - - 30,1 49,4 38,0 
Holz 2,3 36,7 -- - - 26,1 - - 41,6 62,7 40,9 

Holz 2,4 38,1 24,4 36,6 41,0 34,6 22,4 35,3 47,6 72,8 43,0 

Ganzer Stamm 39,0 25,0 37,5 47,7 27,3 14,8 23,7 - 66,3 -

Splintkiirper 40,5 26,0 39,0 27,7 46,3 33,3 54,6 - 86,8 -

45. Weisstanne. 1) 

Alter 95 Jahre. Rohe 30 m. Inhalt 1,46 fm. 9. October 1884. 

Splint 1,9 40,1 25,7 38,6 56,9 17,4 4,5 7,3 30,2 57,5 45,3 
Kern 2,2 38,3 14,9 28,1 53,2 41,8 
Holz 2,1 39,1 16,1 29,1 55,2 43,4 

Splint 1,5 38,6 24,7 37,0 43,0 32,3 20,0 31,7 45,5 70,9 44,0 
Kern 2,3 34,9 14,9 30,0 49,9 39,4 
Holz 2,0 36,3 21,2 36,9 57,4 41,0 

Splint 1,6 37,0 23,7 35,5 46,7 29,6 17,8 27,6 44,4 66,6 42,6 
Kern 2,7 34,2 13,4 28,1 47,6 38,1 
Holz 2,3 35,2 16,9 32,9 54,7 39,7 

Splint 1,7 35,8 22,9 34,3 53,9 23,2 11,8 17,9 39,4 59,0 40,8 
Kern 3,1 33,6 12,9 27,8 44,4 36,9 
Holz 2,6 34,4 16,9 32,9 51,4 38,4 

~ 
'" <> 
0 ... 
p.. 

'" "" = .~ 
,.<:I 
<> 

en 

a 

11, 9 
13,1 
8, 

11, 
5 
2 

11, 8 
1 
5 

9, 
10, 

11,. 

-
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1) Dieser Baum ist am 8. April eingeschnitten. Bei der Fallung war er fast viillig entnadelt. 
Die jungen Zweige weich, mit missfarhiger schmutzig griiner Innenrinde. Schaftrinde fast 
am ganzen Baume griin. Keine Spur von Zuwachs. 
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