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Vorwort. 
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Heftes ist auch im Modellbau 

eine gewisse Umgestaltung vor sich gegangen. Die beiden Normenblatter DIN 1511 
Blatt 1 und 2 geben dem gesamten Modellbau neue Richtlinien in bezug auf 
den Modellaufbau, den Anstrich und die Beschriftung. Die Umformung der 
deutschen Wirtschaft wirkt sich auch auf den Modellbau aus, und es soIl ver
sucht werden, im Rahmen dieses Heftes der Neuorientierung im Modellbau Rech
nung zu tragen, denn trotz der drei Modellgiiteklassen kann man im Modellaufbau 
immer noch verschiedene Wege gehen. Gerade in Kritiken zeigt sich immer, daB 
wir zwei Arten von Modelltischlereien haben, und zwar einmal die Fabrikmpdell
tischlereien und dann die vielen privaten Betriebe. DaB sich nun ein Klein
betrieb nicht so einrichten kann, wie etwa ein Betrieb der GroBindustrie, fiihrt 
schlieBlich dazu, daB gerade im Modellbau oftmals groBe Meinungsverschieden
heiten entstehen. 

I. Beispiele von Modellen zum Formen. 
1. Zugstange (Abb. 1··· 3). Das Modell setzt sich nach Abb.2 zusammen 

aus dem durchgehenden Brett A, 35 mm stark und in der auBeren Form ent
sprechend den MaBen nach Abb. 1 zuzuglich SchwindmaB. Diese Flache Adient 
als Modellbauflache; auf bzw. an 
ihr werden befestigt : die beiden 
Teile B, 27,5 mm stark, die beiden 
Scheiben C, 120 mm Durchmesser 
und 5,5 mm dick einschlieBlich der 
Bearbeitungszugabe, ferner die bei
den Scheiben D, 100 mm Durch
messer und 20,5 mm dick, eben
falls mit Zugabe, und schlieBlich 
die Unterkastenkernmarken E und 
F, die Oberkastenkernmarken EI 
ufidFI und die Schlitzkernmarke G. 

Da das Modell einteilig ist, die 
Kastentrennung sich also an der 
Oberkante der Modellaufbauflache 

Abb. 1. Zugstange. 

A bei H befindet, mussen die Modellscheiben und die Kernmarken der Form
richtung entsprechend verjungt werden. Soweit die Gabel der Zugstange aus
geschnitten und bearbeitet ist, wird die Schlitzkernmarke G stramm aufgepaBt, 
verleimt und verschraubt. Auch diese Kernmarke ist nach dem Unterkasten 
zu seitlich gut verjungt auszufiihren. 

Abb.3 zeigt den Kernkasten zum Kern G. Dieser Kernkasten setzt sich zu
sammen aus dem Boden E und den aufgesetzten Leisten H und HI' welche 
beide eine Hohe von 40 mm (gleich Kernmarkenhohe) haben. Boden F hat die 
gleichen MaBe wie der Boden E, ist aber zum Losnehmen mit Dubeln versehen. 

1* 



4 Beispiele von Modellen zum Formen. 

Die beiden Scheiben J, 120 mm Durchmesser nnd 5,5 mm dick, haben ein Loch 
von etwa 50,5 mm Durchmesser, ebenso befindet sich im Boden Fein Loch von 
etwa 51 mm Durchmesser. Da der Kern F-Fl (Abb.2) beim Einsetzen in die 

Abb. 2. ModellaufriB zu Abb. 1. Abb. ~. Kerukasteu zum Kern G (Abb. 2). 

Form durch den Kern G hindurchgesteckt werden muB, hat dieser ein Loch von 
etwa 50,5 mm Durchmesser, denn der zylindrische Kern von 50 mm Durch
messer solI sich, ohne befeilt zu werden, einfuhren lassen. Um nun dieses Loch 
beim Aufstampfen gleich in dem Kern G anzubringen, muB im Kernkasten eine 
Kernmarke vorhanden sein. Der Stopfen K (Abb.3) bildet die sogenannte Ab
zugskernmarke. Sobald also der Kern im Kernkasten aufgestampft ist, wird 
der Stopfen K herausgezogen. Aus diesem Grunde konnen auch die AuBenmaBe 

Abb. 4. ' R eitstockplatte. 

des Kernes G etwas 
kleiner sein, da ja we
ser rechteckige Kern 
durch den runden Kern 
FI-F (Abb. 2) gefiihrt 
wird. 

2. Reitstockplattc 
(Abb. 4··· 6). In Abb. 5 
finden wir den Modell
aufriB, und zwar im 

!il Querschnitt und unter 
Berucksichtigung der 
Bearbeitungszugaben. 
Die beiden Vierkant
nocken h bleiben am 
Modell lose und wer
denaufgedubelt . Samt-
liche Teile sind der 

Formrichtung entsprechend abgeschragt. Die Leisten e und t werden aus form
technischen Grunden lose am Modell befestigt und dam it sie sich nicht ver-



Reitstock. f) 

stampfen, in die Leisten c und d eingefalzt. Die Ubergangshohlkehle i und aIle 
AnschluBhohlkehlen sind Lederhohlkehlen. Samtliche aufgediibelten oder auf-
geleimten Teile miissen verschraubt wer
den. Beim Einformen nimmt man die 
beiden Vierkantnocken h ab, legt das 
Modell mit der Seite A auf einen Auf
stampfboden, setzt den Unterkasten auf 
und stampft ihn auf, wobei die Ansteck
osen aus den Leisten e und f zu entfernen 
sind, weil diese Leisten beim Ausheben 
des Modells im Unterkasten sitzen bleiben 

a 1 
r------I1 
"------'190-----1 15'--

180 
- 170- --

e 
Abb. 5. ModelJquerschnitt zu Abb. 4. 

Abb. 6. Modelleinzelteile zu Abb. 4. 

und erst, wenn das Mo
dell aus dem Kasten 
entfernt ist, eingezogen 
werden. 1st der Unter
kasten aufgestampft, so 
wendet man ihn, be
festigt die beiden N ok
ken h am Modell und 
stampft dann den Ober
kasten auf, wobei die 
jedem Modelltischler be
kannten EinguB- und 
Steigtrichter zu setzen 
sind. Abb. 6 zeigt die 

Modellein
zelteile, wie 
diese zum 
Modellauf

baunachAb b. 5 benotigt werden. 
3. Reitstock (Abb. 7·· '17). 

Abb.7 ist die Werkstattzeich
nung und Abb. 8 der Modell
aufriB zu einem Reitstock fUr 
eine Sonderdrehbank. Die 
Kerne a und b (Abb. 8) sind 
freitragend und miissen darum 
auBerhalb der Form geniigend 
Auflageflache haben. Das Mo
dell ist zweiteilig. In den 
Abb. 9··· II sind Modell
einzelteile gezeichnet, die Tren
nungslinien liegen bei x-x. An 
dem geteilten zylindrischen Mo
dellteil c (Abb. 9) wird der 
schraffierte Teil n ausgeschnit
ten und der Teil d eingebaut. 
Es wird zuerst eine Modellhalfte 
zusammengebaut und dann auf 
dieser die andere Modellhalfte 
zusammengesetzt. Wie aus 

1--------c7'10------.., 

Abu . . M uddl
,wrrlO l.U A bb. i. a 

.\ bh. 7. 
R(' ltsto k. 
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Abb. 9. Einzelteile des Modellhauptkilrpers. 

,..--.90-
oX 

Abb. 11. Modelleinzelteile. 

AnsiclTtA 
Unferlrosfen O/Jerlrosfen 

Abb. 12. Herstellung der seitlichen Aussparungen. 

1S5 
16"0------' 

Abb. 10. K emmarken und Fiihrungsleisten . 

Abb. 7 ersichtlich ist, lauft die 
Nockenrippe i an der oberen 
Kante der Aussparung aus. 
W ollte man nun an dieser 
Stelle die Kernmarke b (Abb. 8) 
genau so hoch fiihren wie auf 
der gegenuberliegenden Seite, 
so wurde in der Form bei l der 
Sand nicht stehen bleiben. Die 
linke Kernmarke b muB also 
an dieser Stelle, wie schraffiert 
gezeichnet, um etwa 20 mm 
niedriger sein, wie auch Abb. 11 
punktiert (KlammermaB) an
gibt. Der abgeschnittene Teil m 

der linken Kernmarke b 
wird dann spater im Kern
kasten (Abb. 15 bei m) als 
Einlage benutzt. Samtliche 
Modelleinzelteile (Abb. 9 
bis 11) sind der Formrich
tung entsprechend abzu
schragen. 

Wie aus der Werkstatt
zeichnung Abb. 7 ersichtlich 
ist, sitzen in den seitlichen 
Aussparungen des GuB
stiickes je zwei Scheiben als 
Warzen fur die Befestigungs
schrauben. In Abb. 12 I 
sehen wir den Schnitt durch 
diese Aussparungen, in 
Abb. 12 II die Ansicht in 
der Pfeilrichtung A und in 
Abb. 12 III sehen wir links 
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eine Scheibe und rechts eine Flache gezeichnet. Hier liegt insofern ein konstruk
tiver Fehler vor, als der Konstrukteur anstatt der Flachen Scheiben vorgesehen 

£1 '" 

1\1- ----,J.]0'---I11 . 
I 

110 
Abb. 14. Aufgestampfter Kern a·. 

Abb. 13. Kernkast en zurn Kern a. 
f 

hat. Da der Raum dahinter schlecht zu putzen ist, entsteht hier eine unsaubere 
Stelle und darum hat der Modellbauer Flachen anstatt Scheiben angebracht. 

;Bei n (Abb. 12) entsteht am GuB
stuck eine scharfe Kante, die bei den 
Abgussen weggearbeitet werden muB. 
Man konnte wohl auf der rechten 
Seite des Reitstockes den Kern b urn 
den erwunschten Abrundungshalb
messer hoher fuhren, etwa wie bei der 
unteren Abrundung 0 (Abb. II u. 12), 
links hingegen ist es aus formtechni
schen Grunden nicht gut moglich, weil 
sonst ein Teil der Nockenrippe i in 
den Kernkasten eingelegt werden Abb. 15. Kernkast en zurn Kern b. 

muBte und weil wieder aus 
formtechnischen Grunden, 
wie schon erwahnt, die Kern
marke urn m abgesetzt wer
den muB. Man muBte also 
schon zwei Kernkasten an
fertigen. Abb. 13 zeigt im 
Schnitt den Kernkasten zu 

~------~960---------~ 

dem Hauptkern a (Abb. 8 und 
14). Dieser Kernkasten wird in 
der Pfeilrichtung D beige
stampft. Bevor er auseinander
genommen wird, muB der obeI'e 
halbrunde Einsatz q in der Pfeil
richtung E abgezogen werden. 
Abb. 15 zeigt den Kernkasten 
fur die Aussparungskerne b. 
Dieser Kern wird einmal mit 
und einmal ohne die Einlage m 
benotigt. Abb. 16 ist dasLehren
brett, mit welchem der Boh
rungskern auf der Kerndreh-

'-------t-~-J'IO------r----, 

Abb. 16. Lehrenbrett zurn Bohrungskern. 

" 

Abb. 17. ' Unterkasten mit eingelegten Kernen. 

bank hergestellt wird, und schlieBlich Abb. 17 die Ansicht auf den Unterkasten 
der Form, mit den eingelegten Kernen. 



8 Beispiele von Modellen zum Formen. 

4. Riemenscheibenmodelle. Glatte Riemenscheiben werden in den meisten 
Fallen auf Riemenscheiben-Formmaschinen1 hergestellt und nur in den seltensten 
Fallen noch von Hand geformt. Maschinengeformte Riemenscheiben sind be
kanntlich nicht nur leichter, sondern auch sauberer. - AuBer den gewohnlichen 
Riemenscheiben findet man im Maschinenbau noch Stufenscheiben, Riemen
scheiben mit geschweiften Armen und kegelige Riemenscheiben. 

a) Stufenschei ben (Abb. 18···20). In Abb. 18 ist die 
Werkstattzeichnung und in Abb. 19 der ModellaufriB und @ der Modellaufbau ersichtlich. 
An Bearbeitungszugabe genu-

Abb. 18. Stufenscheibe. 

2IJ51 
=1 

, 8mm h 

Abb.19. ModellaufriB und Modellaufbau. A-bb.20. Lose Nabe mit 
Rippen. 

gen bei Riemenscheiben 5 mm im Durchmesser. Fur ein derartiges Modell kann 
nur Modellguteklasse I oder 2 in Frage kommen und als Modellguteklasse I nur 
ein Leichtmetallmodell. Fur Modellguteklasse 2 nehme man astreines, trockenes 
Erlenholz oder ein gutes Hartholz, jedoch niemals Buchenholz, selbst wenn es 
gedampft sein sollte. Buche ist fur den Modellbau das ungeeignetste Holz, da 
es sich sehr leicht wirft. 

Die Nabe b (Abb.20) mit der eingesetzten Kernmarke e und den vier ein
gesetzten Rippen k sitzt im Modell lose, da sie nachtraglich aus der Form heraus
genommen wird. Man laBt an Riemenscheiben die Naben und Kernmarken immer 
lose, damit man sie jederzeit leicht auswechseln kann. Der Zapfen h dient del' Nabe 
als Fuhrung. Man muB die Nabe mit den Rippen leichtgehend in den Modellkorper 
einpassen, damit beim A bheben des Oberkastens die Form nicht beschadigt wird. Das 

.J5Q¢ Modell wird nach Abb. 19 rechts aufgebaut. Auf 
den runden Boden i werden die einzelnen Ringe 

~ (nach Heft 14, Abb. 59) aufgeleimt, jeder einzelne 
aus sechs Segmenten zusammengesetzt. Die Starke 
der einzelnen Ringe solI man bei Riemenscheiben 
nicht zu hoch wahlen. Ring c wird aus modell
technischen Grunden besonders verleimt (g) und 
gedreht und spater in den hierfur im Modellteil a 

Abb. 21. Riemenscheibe mit geschweiften eingedrehten Falz eingeleimt. Wie der Modellauf-
Armen. 

riB zeigt, wird das Modell del' Formrichtung ent-
sprechend verjungt ausgefUhrt. Abb. 20 zeigt die in dem Ober·kasten mitgehende 
lose Nabe, bei welcher die vier Rippen k, wie im GrundriB bei f ersichtlich, in 
den Nabenteil b eingeleimt werden. Auch die Rippen k laufen von 8 mm auf 6 mm 
verjungt zu. Die Kernmarken e haben einen Durchmesser von 37 /40 mm , wa:,; 
der ublichen Bearbeitungszugabe fUr Bohrungen entspricht. 

b) Riemenscheiben mit geschweiften Armen (Abb. 21 · ·· 23) erfordern 

1) Vgl. W.-B. Heft 66: Lohse, Maschinenformerei. 
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sehr gut verleimte Modelle. Falls laufend Abgiisse benotigt werden, empfiehlt 
es sich auch hier, ein Leichtmetallmodell anzufertigen. Es ist von Wichtigkeit, 
daB der Konstrukteur die tiefste Ausladung der Arme sowie die Stichpunkte 
der Kriimmungshalbmesser genau festgelegt, damit dem Modellbauer die Schwei
fung der Arme genau gegeben ist und danach die fiir den Dreher benotigten 
Schablonen angefertigt werden konnen. Der Aufbau derartiger Riemenscheiben
modelle ist ziemlich der gleiche wie in Abb. 19. Als Grund- oder Aufbauflache 
dient der Boden a, und auf diesem sind Ringe, bestehend aus vier oder sechs 
Segmenten (je nach dem Durchmesser des Modells), aufgeleimt. Scheibe adient 

.. -' 
u 

'-
151221 

Abb. 22. ModellaufriB und Modellaufbau. 

I 

Abb. 23. AnreiBen der Annmitten 
auf den Modellkiirper. 

auch zum Einspannen fiir das Bearbeiten des runden Modellkorpers auf der Holz
drehbank. Der auBere Scheibenkranz, die Naben und Kernmarken, sind ent
sprechend der Ausheberichtung des Modells aus der ForpJ. angemessen zu ver
jiingen. Das Anzeichnen der Armmitten geschieht am besten nach Abb. 23, 
indem man diegedrehte Scheibe auf der AnreiBplatte an einen Winkel spannt 
und mit einem ParallelreiBer auf der geschweiften Flache die Armmittel
linien anreiBt. Von diesell Mittel
lillien aus muB nun der Modell
bauer die Arme, entsprechend den 
eingeschriebenen MaBen, anzeich
nen. Das zwischen den Armen 
verbleibende Holz wird mit der 
Dekupier-, Loch- oder Schweif
sage herausgeschnitten, und dann 
werden die Arme auf die ange
gebenen Querschnitte herunter 
bearbeitet. Die Teilung der Form 
zeigt Abb. 22 links, jedoch muB 
der Former den EinguB im Unter
kasten zwischen den geschweiften 
Armen anbringen. 

o. Doppelhebel (Abb. 24···27). 
Ob das Doppelhebelmodell Abb. 24 
zwei- oder dreiteilig geformt wer

Abb.24 . DoppeJhebel. 

den solI, dariiber hat die GieBerei zu entscheiden. Abb.25 zeigt das Modell 
zum Dreiteiligformen. Wie die Abbildung erkennen laBt, hebt sich die obere 
Modellhalfte mit dem Oberkasten ab und kann nach dem Wenden des Kastens 
entfernt werden, alsdann wird der mittlere Kasten abgehoben und der untere 
Modellteil aus dem Unterkasten entfernt. Dem Former bringt das Dreiteilig
formen wohl immer etwas Mehrarbeit, andererseits aber werden bei diesem 
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Formverfaht"en auch wieder l\Iodellbau r- und K rnmacherl6hne g 'part, was 
bid r I ·tenau£ tellung berUck ichtigt w rden muB. Bcvor man jedoch eia 

k M 11 zum DreiteiJjgfor-

/. 

l 
Abh. 25. 8ingeformles :\lo<1cll. 

formt ebl i ' h n GrUud n in d r 
ang benen Pfeilri htung v rjiingt 
zulau~ n. Di b iden 1 ernmarken g 
di n n zur Her'tellung d r beiden 
L6 her zum Dur bfiihren derl ern h 
und i im mittleren Formka ten. 
Di Teil h i, /.: und l sind ber
bzw. nterkas tenk rnmark n und 

I III I:~ 
--,---------, 

I 
I 

I I 
I ~ . I 
I- ~-~- ______ --1 
I ' u".s- 110 

I i ;~Q> 
L __ cP _J ~ 

Oberktrslen m n baut, '011 man sieh 
immer or t mit d r Gi Il rei 

b in \ rbindung setzen. 
A bb. 2G gibt die Einzel

teil d s M dell ' wieder. 
Nab d b sitzt iJ auge
drchtc Hohlkehle auf d r 
ein n und cinCH cingedreh
t n Falz zur ufnahme und 
al l! Uhrung d r cheibe C1 

auf del' and l' n it. Di 
tlnlerkoslen Rippen und f mUssen aus 

Abb. 26. Einzelteile zum Modell. 

Abb. 27. Kernkasten zum Kern /,;-1. 

mit Befestigungszapfen versehen. 
In Abb. 27 ist del' Aufbau des 
zweiteiligen Kernkastens zum 
abgesetzten Kern k-l dargestellt. 

6. Ventilsitz (Abb. 28· ··31). 
Abb.28 links steUt die Werk
stattzeichnung dar, wiihrend 
rechts der ModellaufriB angegeben 
ist. Das Modell muB zum Drei-
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w rd r . 
Abb. Zfl : 

------171.1 180ji---""--t 

t~Jfli1~~ 'J---l00 

.\ lor.. 2. \·rotil.itz (Werkstatt1.ri!'!'JllII1J( ulIll 
~lodcll(lu!ria). 

159./ I -<23 .. 

t----t9S<fI' E-? 
~21 

Leiehtmetall anzufel'tigcn, d. h. Zll- t==:;J;:t.~7'?Wj:;==::::::;::=;~....:;.c.-1 
nach!;t in Mut I'm dell mi dopp 1- r 
t m chwindma13 lind dopp Iter B - ~ 
arb itunb'Szugabe h rzu ·tcIlell und da
nach d n L iehtmetallring Zli gi 13 n , 
dens Ib n zu barb iten und dann in 
einzclne TeiI zu z rl a n urn ibn au.' 
del' Form scitIich herausziehen zu 
k Unn n. Di Tabe I V wl r'd aW-i Lana -
holz her e!;tellt lIml in den Iodell
teiI I II eingcfalzt und fcstgeschraubt. 
Da,.; Rinl im II d I' Xab mpfi hIt 
"ieh alleh hier nieht damit sic jeder
zeit allsgcwechsclt werden kalll!. Die 
K rnmark I' di n d m Bohrllng"
k rn a l ' I'\ihrlln im mittleren Ka ·ten. 
_-\bb. :1() zci t das ein 'eformt }Iodell. 
Xaeh Abb. ~9 ist . nicht 1 i h , di 
drei , tege (II) auf di .- hrii .... e macho 
rl '.' g or htel1 T it . III aufzusctzcn. 
'l.IH lcm jedcl' Tcil gedii belt \\. rd n 

~ 
I 

.\ bb.29. )l ooellaufbtlu. 
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muB. 1st eine gute Bohrmaschine vorhanden, so arbeitet man nach Abb. 31 . 
Nachdem der Modellring III innen fertig gedreht ist, wird er auf der Drehbank 
umgespannt und auBen bearbeitet, wie bei a punktiert gezeichnet. Nun laBt 

Abb. 30. Eingeformtes Modell. 

man auf der Holzdrehbank 
den Stichkreis e anlaufen, zeich
net die Lochmitten c an und 
bohrt auf der Bohrmaschine 
oder, wenn eine solche nicht 
vorhanden sein sollte, mit der 
Hand die sechs Locher c (fUr 

Abb, 31. Einpassen der Stege in 
Teil III (Abb. 29). 

die drei Stege) mit einem Forstner-Bohrer auf die Tiefe b ein. Sind die sechs 
Locher gebohrt, so wird der Ring wieder aufgespannt und die Schrage I-I an
gedreht. Der schraffierte Teil d wird dann sauber, entsprechend dem Armquer
schnitt, ausgearbeitet. Auf diese Weise lassen sich die Diibellocher einwandfrei 

bohren, und die Stege sitzen nachher fester.' 
.----.-,.:.:,:.,r&;l!=.,....., ~ 7. Seiltrommel (Abb. 32·· '40). Bei der Herstellung 

, runder Modellkorper kann man verschiedene Bauarten 
anwenden. Wenn der Hauptkorper langer als sein 

~ Durchmesser ist, so wird er voll oder hohl verleimt, je 
nach der Konstruktion des Werkstiickes ; ist hingegen 
der Durchmesser groBer als die Lange, so wird man 

fllOIl -
f7Si! -

J2f/o, 
SchniH A - B %tJII 

Abb. 32. Seiltrommel. 

... , 

das Modell dreiteilig geformt 

-,- der Scheiben- bzw. 
~ ~ Ringverleimung den 
<:S ~ V orzug geben. Das 

\ GuBstiick nach Abb. 32 

~t~ 
"'1:5 
::s~ 

kann aber auch sehr 
gut schabloniert wer
den, wenn nur ein 
EinzelabguB oder ver
einzelt Abgiisse in 
Frage kommen. Beide 
Modellarbeiten sollen 
gegeniibergestellt wer
den. -'-

Abb. 33. ModellanfriB. Abb. 33 zeigt den 
ModellaufriB, wonach 

wird und die ModelIteilung bei x Iiegt. SolI das 
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Modell in der Modellgiiteklasse 1 angefertigt werden, so wird man gesundes 
Erlenholz verwenden, wahrend zu einem Modell der Giiteklasse 2 Kiefernholz 
geniigt und fUr die Giiteklasse 3 Sehablonenformerei in Frage kommt. 

Abb. 34 zeigt die Verleimung und den fertig bearbeiteten (gedrehten) Modell
teil A. Der mittlere Kranz besteht aus 
aeht einzelnen, aus Segmenten zusammen
gesetzten Ringen. Es ist natiirlieh nieht 
erforderlieh, sieh nun gerade auf aeht 
Ringe festzulegen, weil man sieh in dieser 
Beziehung erst einmal naeh dem auf 
Lager befindliehen Holz zu rieheten hat. 
Es ware unwirtsehaftlieh gearbeitet, 
wollte man etwa 60 mm starkes Holz 
auf 40 mm oder 40 mm starkes Holz auf 
22,5 mm herunterhobeln. Bei der Eintei
lung der Ringstarken muB sieh der Modell
bauer stets iiber die zur VerfUgung ~ 
stehenden Holzer klar sein. Bei den ,..,. 
Boden B und C ist . 40· . ·45 mm das <:::> ,~" 
MindestmaB der Holzstarke. Die Ringe ' !;}' 
1 und 8 maeht man innen um 100 mm ~::: 
kleiner als die Ringe 2 und 7, urn eine ~,~"' . 
breitere Aufleimflaehe fiir die beiden ,;}, 
Boden B und C zu erhalten. Der Vor- <::. ;"" 

teil einer Ringverleimung besteht be- ~ 
kanntlieh darin, daB sieh das Modell nieht 
verziehen kann. 

I 
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Bei der Verleimung naeh Abb. 34 Abb.34. Modellkiirper (Ausfiihrung ModellgUte-
hatte man bei den beiden Boden B und C klasse 3); Zusammensetzung der Ringe. 

mit Hirnholz zu reehnen, da es doeh runde Seheiben sind. Dieses kann man ver
meiden, wenn man bei der Verleimung naeh Abb. 35 verfahrt und die Boden B 
und C, statt sie durehgehen zu lassen, in einen Falz eindreht. In diesem Falle 
miiBte man also noeh die beiden Ringe B1 und C1 aufleimen. Bei dieser Arbeits
weise wird iiberhaupt kein Hirnholz am Modell siehtbar, was ja fiir die Formerei 
sehr wiehtig ist, da Hirnholz im feuehten Formsand leieht ~auh wird, dadureh das 

Die Ringe werden naeh Ausheben des Modells ersehwert 
Abb. 34 mit versetzten Fugen 'C:; ', und mithin leieht zur Besehadi-
verleimt. Der obere .Modell- gung der Form fiihrt. 
teil B (Abb. 36) wird am 
Hauptkorper A (Abb. 33) 
dureh den Ansatz f zentriert. 
Eine besondere Festsetzung, 
etwa noeh dureh einen Diibel, 
ist nieht notig, da ja beide 
Teile rund und die Kern
marken E (Abb. 40) fUr den 
Mantelkern sieh unten am Abb. 35. Modellkiirper Abb.36. Verlcimung der einzelnen Teile. 
Hauptkorper A (Abb. 33) be- (Ausfiihrung ModelIgUte-

klasse 2 oder 1). 
finden. Abb. 36 zeigt aueh, 
wie Oberteil B aus drei Holzstarken gesperrt verleimt wird, wodureh einem Ver
ziehen dieses Modellteils vorgebeugt wird. 
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Das Einsetzen der vier Mantelkerne E (Abb.37) erfordert etwas Geschick, 
da die Kerne selbst nur im Unterkasten in Kernfiihrungen eingesetzt werden 

Abb.37. Sicherung der Mantel· 
kerne in der Form. 

i ~----- 15Z.SR 
r-:£~=r;;:::q 87,5 If ~ i I- '" C 

Abb. 38. Kernkasten zu den 
Mantelkernen. 
, , 
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und sonst allseitig durch die Kernstiitzen K (Abb. 37) 
gesichert werden miissen. Man soIl stets unnotige Kern
marken im Oberkasten vermeiden, da es immer mit 
Schwierigkeiten verkniipft ist, mehrere Kerne zugleich 
in den Oberkasten einzufiihren. Fiir den AbguB werden 
im ganzen fiinf Kerne, vier Mantel- und ein Bohrungs-

15 1 'Ol~ .-. 
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Abb. 39. Einzelteile zurn Mantelkernkasten. 

Abb. 40. Fiihrungskernmarken dcr Mantclkerne. 

kern, benotigt. Abb. 38 zeigt den Kern
kasten zu den Mantelkernen E. Die ein
geschriebenen MaBe richten sich genau 
nach Abb. 32 und 33. Die einzelnen Teile 
des Kernkastens werden, sobald der Kern 
aufgestampft ist, seitlich in der Pfeilrich
tung abgezogen, so daB der Kern frei
Iiegt . Es ist beim Zusammenbau dieses 
Kernkastens allerdings Bedingung, daB 
die einzelnen Kernkastenteile durch Diibel 
genau gefiihrt sind, damit beim jeweiligen 
Zusammensetzen des Kernkastens keine 
Schwierigkeiten entstehen konnen. Weiter 
bieten die Diibel Gewahr, daB die einzel-
nen Kernkastenteile wieder genau in ihre 

Lage zueinander kommen, so daB MaBdifferenzen zwischen den einzelnen Kernen 
ausgeschlossen sind. 

Aus Abb.39 ersieht man die Kernkasteneinzelteile. Die jeweilige Faserrieh-
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tung des Holzes ist durch Pfeile gekennzeichnet. Die Kernmarken zum Modell 
zeigt Abb.40. Die Kernmarke E ist viermal und die Kernmarken C und D sind 
je einmal auszufUhren. 

Zum Bohrungskern wird man ebenfalls einen Kernkasten herstellen, und zwar 
in der Bauart des Kernkastens nach - 111Op 
Abb. 27, jedoch nach den vorgeschrie
benen MaBen zuzuglich der Kernmarken
langen, also nach ModellaufriB Abb.33. 

t "> ___ 'I 

Bedeutend niedriger stellen sich die 
Modellkosten, wenn die Form ausschablo
niert wird. Da es sich um einen glatten 
zylindrischen Korper handelt, ist die 
'SchablonenmaBige Herstellung der Form 
sehr einfach (hieruber siehe Kap. II). 

8. Gehause mit Stutzen (Abb.4l·· ·47). 
In Abb.41 ist die Werkstattzeichnung 
und in Abb. 42 der ModellaufriB ersicht
lich. Abb. 43 gibt den Modellaufbau an. 
Hauptkorper A ist zweiteilig, gedubelt 
und massiv verleimt, etwa aus vier Holz
starken, wobei die Linien t die Leimfugen 

[~ I 
~ 

I 
i . r-----

~--fII()1 f!(}/~J 

Abb.41. Gehause. 

darstellen. Die Mantelkernmarke Fist am Modellhauptkorper A angedreht. Die 
Flanschen B und C werden fUr sich als Ringe zusammengeleimt, wobei die Ringe 
1, 2 und 3 gleichen Durchmesser haben, wahrend die Ringe 4, um an Werkstoff 

+ 1001 
~ I 

. L _ -r 
t'l 190p 8 ~ I . 1 -r 

~ 

Abb.42. ModellaufriB. Abb.43. Aufbau des Modells. 

zu sparen, im Durchmesser etwas kleiner sind. Die heiden Flanschen sind, wie 
aus Abb. 43 ersichtlich ist, in den Modellhauptkorper A eingefalzt. 

Abb. 44 zeigt den Stutzen Emit angedrehter Kernmarke E 1 , die mit der 
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Kernmarke F (Abb. 42) die I,agerung des Mantelkernes bildet. Stutzen E ist aus 
Langholz, wahrend der Flansch D wieder aus Ringen verleimt und in den Teil E 
eingefalzt wird. Die Teilfuge dieses , , 

8 
Stutzens wird mit Papier verleimt 17 K J2Q¢ ; ~ 

und nach dem Drehen gesprengt 16 

(vgl. Abb. 113 im 1. Teil). t: 
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Abb. 44. Stutzenmodell. 

Es ist sorgfaltig darauf zu achten, daB 
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Abb.46. Schnitt dnrch den anfgestampften lIiantelkern. 

Abb.47. Befestigung des Stutzenmodells. 

v • , 

Abb. 45. Mantelkernkasten . 

die Abschragungen am Modell ent
sprechend Abb. 43/44 ausgefiihrt 
werden, so daB die Form beim 
Ausheben des Modells nicht un
notig beschadigt wird, besonders 
lassen sich die vorstehenden Flan
schen B, C und D schlecht flicken, 
da sie nur etwas iiber 20 mm stark 
sind. An der Verbindungsstelle des 
Stutzens Emit dem Modellhaupt
korper A muB ein doppelter Schwal
benschwanz U (Abb. 4i) auf beiden 
Modellhalften eingeleimt werden, 
damit der Stutz en E beim Ein-

formen nicht losgeschlagen wird. 
Abb. 45 zeigt den Aufbau des 

Mantelkernkastens, den ausgedrehten 
Boden H, den eben falls ausgedrehten 
Ring J und den Teil K. Die Teile 
H und J sind aus Ringen verleimt. 
Bei H ist 4 ein voller Boden, auf den 
die Ringe 1, 2 und 3 mit entsprechen
dem Durchmesser aufgeleimt sind. 
Auch der obere Kernkastenteil . J 
wird aus mehreren Ringen, etwa 

acht, aufeinandergeleimt. Die Teile H und J sind, wie bei Ll ersichtlich ist, 
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mittels Ringnut zentriert. Sind die beiden Kernkastenteile gedreht, so werden 
sie bei Ll aufeinandergeleimt und in der Linie P-Q abgeschnitten und be
stoBen, da an dieser Stelle der Teil K angesetzt wird. Die Teilung des Kern
kastens liegt in der Linie R-S. Die schraffierte Durchbruchstelle 0 wird, 
wenn K angeleimt ist, nach einer Lehre ausgearbeitet. 

In Abb. 46 ist der Mantelkern aufgestampft. Der Zylinder T, welcher die 
Ummantelung fUr den zylindrischen Kern hergibt, ist in dem Kernkastenboden H 
mit einem Ansatz zentriert und von unten festgeschraubt. Sobald der Kern 
aufgestampft ist, wird T losgeschraubt und nach oben aus der Kernbiichse heraus
gezogen, da sonst der aufgestampfte Kern nicht aus dem Kernkasten entfernt 
werden kanQ.. Beim Einlegen der Kerne in die Form wird der zylindrische Kern 
durch den Mantelkern hindurchgesteckt. 

Bei diesem Modell wird man bei der Giiteklasse 3 Kiefernholz und bei der 
Giiteklasse 2 Erlenholz verwenden. Der wiedergegebene Modellaufbau ent
spricht etwa der Giiteklasse 2. Fur die Giiteklasse 1 kann man gleichfalls Erlen
holz verwenden und die Flanschen vielleicht aus Leichtmetall herstellen und 
sie ebenso wie die Holzflanschen, also mit Falz, befestigen. Die Abstreichflachen 
des Kernkastens wird man bei der Giiteklasse 1 mit Blech beschlagen, damit 
sie sich nicht so schnell abnutzen. 

9. Zahnrlider. Wenn auch Zahnradmodelle infolge EinfUhrung der Zahnrad
formmaschinen heute nur noch vereinzelt gebaut werden, so ist es doch fUr den 
Modellbauer wichtig zu ~' _'-_..... d 
wissen, wie man es erreicht, . . ...... 
daB die nach Modell ge- / 
formten Rader im RohguB / 
richtig eingreifen oder, wie _ 
der Fachmann sagt, "kam-

" men. 
a) Stirnrad mit 24 

Zahnen (Abb. 48··· 54). 
Abb. 48 zeigt die Ansicht 

, I 
/ I 

/ 
~ 

'- ....... - -// ......----F-.-
Abb. 48. Stirnrad mit Abb.49. Oben 

auf das Zahnrad, Abb.49 24 Zahnen. Schnitt, unten 
oben den Schnitt durch ModellaufriB. 

Abb. 50. Stirnrad
modell. 

b, 

dasselbe und unten den Aufbau des Modellkorpers. Das Modell besteht aus der 
runden Scheibe 1 und den beiderseits daran befestigten Ringen aus je sechs 
versetzt aufeinandergeleimten Segmenten 2, 3, 4 und 5. 

Die 24 Zahne d des Modells (Abb.50) werden einzeln nach einer Lehre aus
gearbeitet. Die Naben sind beidel'seits eingedreht, urn ein Rundlaufen der Naben 
mit dem Zahnkranz zu sichern. Abb.51 zeigt das fertige Nabenkreuz, welches 
auf der einen Seite des Modells, auf der sich die niedrige Kernmarke befindet, 
lose bleibt, urn sich mit dem Oberkasten abheben zu lassen. 

Abb. 52 zeigt, wie der Modellbauer das Nabenkreuz zusammensetzt. Die 
beiden Naben b erhalten je vier Einschnitte a, welche der Dicke der Rippen ent
sprechen. Die Rippen werden stramm eingepaBt und auf einer geraden Platte 
eingeleimt, so daB also die Auflageflache des Kreuzes genau gerade ist. 

Abb. 53 stellt den einzelnen Zahn dar, und zwar bei a fertig bearbeitet , bei 
b zugerichtet, also unbearbeitet. Abb. 54 I ist die zum Ausarbeiten notige Lehre , 
wobei der Einschnitt a l genau der Lange a l des Zahnes entspricht. Die zugerich
teten Zahne b (Abb. 53) mussen stramm in die Lehre passen. Urn dem Zahn einen 
gewissen Halt zu geben, sichert man ihn durch zwei Spitzen i, zwei Stifte, deren 
vorstehende Lange spitz gefeilt ist. So laBt sich der zugerichtete Zahn einschlagen 

Lower, Modelltischlerei II, 2. Auf!. 2 
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und erhalt nach der Seite hin zum Bearbeiten den: notigen Halt. Abb. 54 III 
zeigt den zugerichteten Zahn in die Lehre eingesetzt, das vorstehende (schraffierte) 
Holz muB abgehobelt werden. 

Das Ausarbeiten der einzelnen Zahne in der Lehre erfordert eine erhebliche 
Geschicklichkeit, weil eben der vierundzwanzigste Zahn so ausfallen muB wie 
der erste. Sind aIle Einzelteile fertig, so reiBt der Modellbauer die 24 Zahnmitten 

Abb. 51. Nabenkreuz. 

..1:'_ ! a b 
E a, -lcOo , 

Abb. 53. Ziihne zum Modell . 
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auf, um spater die Zahne genau 
aufsetzen zu konnen. Beim Auf
tragen der Zahnmitten muB sehr 
genau gearbeitet werden, wenn 
die aufgeleimten Zahne richtig 
sitzen sollen, denn der geringste 
Unterschied kann dazu beitragen, 
daB das abgegossene Rad klemmt, 
also nicht einwandfrei lauft. 

Ferner miissen die Zahne ge
nau winklig aufgeleimt sein, da
mit beim Ausheben des Modells 
der in den Zahnliicken aufge
stampfte Sand stehenbleibt, denn 

Abb. 52. Teile zum Abb. 54. Zahnlehre I ~ Seiteuansicht; die Zahne diirfen natiirlich nicht 
Nabenkreuz. II ~ Stirnansicht; III ~ Zahnholz verjiingt ausgefiihrt werden. In 

eingesetzt. 
der Regel fertigt der Modellbauer 

drei bis vier Zahne, sog. "Flickzahne" , mehr an, welche dazu dienen, beim 
Modellausheben entstandene Schaden zu beheben. Rohgegossene Zahne sollen 
und diirfen nicht nachgearbeitet werden, weil sonst die richtige Zahnform ver
lorengeht und der Zahn geschwacht wird. 

b) Kegelrad (Abb. 55 .. ·60). Abb.55 ist der AbguB des Kegelrades, Abb.56 

Abb. 55. Kegelrad. 
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Abb. 56. Modell . 
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Abb. 57. 

Aufbau des Modellkorpers. 

das Modell. Auch hier bleibt die Nabe a mit den vier eingesetzten Rippen b 
lose,Nabe c wird ebenfalls in einer Eindrehung eingepaBt und Kernmarke d 
durch angedrehten Zapfen aufgesteckt. Abb. 57 zeigt den Modellaufbau. fist 

ein voller Boden, auf der einen Seite des Bodens 
ist ein Ring g, auf der anderen Seite sind vier 
Ringe g mit versetzten Fugen aufgeleimt. Auch 
bei den kegeligen Radern werden, wie bei den 
Stirnradern, die Zahne besonders angefertigt und 
aufgeleimt. 

Abb. 58 zeigt, wie die Zahnmitten auf den 
kegelig gedrehten Hauptkorper aufgezeichnet 

Abb.58. Anzeichnen der Zahnmitten. werden. Man bohrt auf der Drehbank das Loch a 
und paBt den Dorn bmit dem Zapfen c stramm 

ein. Dann fertigt man eine nicht biegsame Leiste g an, legt diese auf die 
Mantelflache f auf und iibertragt die Linie d-e auf den Dorn. Der Dorn wird 
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dann zur HiiJfte abgesetzt. Die Kante x der Leiste g schneidet genau die Mitte 
des Dornes. Hat man nun auf der Kante h die Zahnmitten angestochen, so 
braucht man nur jeweils die Kante x an die vorgezeichneten Zahnmitten anzu
legen und kann dann einen scharfen RiB mit der ReiBnadel an der Kante entlang 
ziehen. Der Dorn b wird in der Pfeilrichtung gedreht, und so werden die einzelnen 
Zahnmitten m aufgetragen. 

Bei der Zahnlehre (Abb.59) zum Anfertigen der kegeligen Zahne mussen die 
zugerichteten Zahne genau in die LehrenOffnung a passen. Je nach der Starke 
des Zahnes am dunnen Ende kann es vorkommen, daB die a --, 

Lehre bei b spitz auslauft. Eine derartig schwache Lehre laBt 0 t j a 
sich schlecht in die Hobelbank einspannen. Hier schafft der ~b 
Modellbauer Abhilfe, indem er die Zahnlehre am un~eren Ende 
bei c absetzt, um sie auf diese Art in eine Kluppe einspannen 
zu konnen. - Auch bei Kegelradmodellen fertigt der Modell-
bauer drei bis vier Zahne mehr an, um sie als Flickzahne mit Abb. ~;hnl~~~:. und 

in die GieBerei zu geben. 
Abb. 60 zeigt das eingeformte Modell. Das Nabenkreuz A mit den vier Rippen 

hebt sich beim Abheben des Oberkastens mit hoch und wird, wenn der Kasten 
gewendet ist, herausgenommen. Beim Ausheben 
von Zahnradmodellen aus der Form darf der 
Former daher nur wenig klopfen, er muB das 
Modell sehr vorsichtig ausheben, um wenig Flick
arbeit zu bekommen. 

c) Kegelrad mit Holzzahnen(Abb. 61·· ·63). 
Abb.61 zeigt den guBeisernen Radkorper, rechts 
mit eingegossenem Schlitz, links mit eingesetztem Abb.60. Eingeformtes Modell. 

Holzzahn. Abb. 62 stellt einen zugeschnittenen 
Zahn aus WeiBbuchenholz dar. Die Holzfaser lauft in der Richtung x, wahrend t 
die Breite des zugeschnittenen Zahnes ist. Der Zahnschaft d ist ringsherum 
abgesetzt, damit der Zahn beim Einbauen in den Schlitz des GuBkorpers einen 
Ansatz hat und bis an diesen Ansatz hineingetrieben 
werden kann. In Abb. 63 sind drei vorgerichtete 
Zahne c in die eingegossenen Schlitze t eingebaut. 
Die Zwischenraume a werden durch Holzkeilchen d 
ausgefiillt; die H6lzfaser lauft in der Pfeilrichtung x, 

Abb.61. Gu13eisernes Kegelrad mit 
damit die Zahne beim Abdrehen nicht zersplittert Holzzahnen (Kammrad). 

werden. 
Die Zahne mussen so stramm in die Schlitze gehen, daB sie mit dem Holz

hammer eingeschlagen werden mussen, und um dem Zahn noch eine Sicherung 
zu geben, bohrt man durch die Mitte des Zahnschaftes scharf am Eisenkranz bei 

'"": .~~-j"---
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Abb. 62. Zugerichteter Zahn. Abb.63. Eingesetzte Holzzahne. 

C (Abb.61) ein Loch und treibt einen eisernen Splint hinein. Ist die Flache- E 
des verkammten Rades genau nach Zeichnung abgedreht, so werden wieder 
wie in Abb.58 die Zahnmitten aufgetragen. Die eingesetzten Zahne durfen 

2* 
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nicht mehr herausgekeilt werden, um sie etwa einzeln zu bearbeiten; man wurde 
sie niemals wieder in die richtige Lage bekommen, wie sie vorher gesessen haben. 
Deshalb mussen die Zahnlucken herausgestochen werden. Dies hat mit groBter 
Sorgfalt zu geschehen. 

Um das AufreiBen der Zahnform zu ermoglichen, fertigt der Modelltischler 
zwei Blechschablonen, eine nach Zahnprofil G (Abb.61), die andere nach Profil 
H, und zeichnet damit die einzelnen Zahne an. Vor dem Ausarbeiten der Zahne 
treibt man zwischen die einzelnen Zahnschafte, also seitlich, noch stramm sitzende 

Holzkeile d (Abb.63), um ganz sicher zu sein; 
daB sich die Zahne beim Arbeiten des Rades 
nicht lockern. 

10. Radkasten fUr Stirnraderpaar (Abb. 64 bis 
68). Abb.64 ist die Werkstattzeichnung. Zum 
Aufbau des Modells wird eine Platte (Abb. 65) in 
einer Starke von 90 mm verleimt. Ein derartig 
starkes Brett solI man stets aus mehreren 
Stucken, etwa vier bis acht, zusammensetzen; 

Abb. 64. Radkastenoberteil fUr Stirnriiderpaar. wollte man hierfiir ein Brett in einer Gesamt-
- !J() - breite von ungefahr 220 mm nehmen, so wiir-

:i~ ~. ~t ~ den unnotige Holzabfalle entstehen, und man d P c=i:3i.: ~3 . konnte Gefahr laufen, wenn kein ganz trockenes 
£--77 DB~l f Holz verwendet wird, daB sich das Brett ver-
- - - - -- zieht. Die beiden oberen Stucke konnen zwecks 
Abb.65. Yerleimung des ModeUhauptkorpers. Werkstoffersparnis kurzer sein. 

1st das verleimte Brett auf die Starke von 
genau 90 mm bearbeitet, so werden erst die beiden Mittellinien A und B auf
getragen und dann von den Stichpunkten C und D aus die auBeren Formen des 
Modells aufgezeichnet, mit der Bandsage ausgeschnitten und sauber bearbeitet. 

Abb. 66 zeigt das zusammengesetzte 
Modell: A ist die vorher genannte Platte 
von 90 mm Starke, auf die beiderseits 
je drei Segmente 1, 2 und 3 von 5 mm 
Starke (entspricht der Wandstarke) 

Abb.68. Kernkastell. 

8 

Abb.66. l\Iodellzusammenbau. _eli aufgeleimt werden. An - I -- die Segmente 3 werden 
, beiderseits die Stucke 4 

Abb.6'. angeleimt. Die aufge-
Schraubennocken. leimten Stucke werden 

auBen mit der Platte A sauber verputzt 
und die scharfen Kanten nach dem Yor
geschriebenen Halbmesser abgerundet . 
Die beidenNocken (Abb. 67) werden be· 

sonders angefertigt und an angegebener Stelle lose angesteckt (A Abb.64). 
Ais Kernauflage dienen die schraffierten Flachen E und F (Abb.66). 
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Das Modell wird flach geformt, die seitlich angesteckten Schraubennocken 
werden, wenn das Modell aus der Form herausgenommen ist, seitlich herein
gezogen. 

Die Herstellung des Kernkastens ist ziemlich einfach. Er besteht aus den 
Teilen A und B (Abb. 68) . Auch der Teil A wird, um Holz zu sparen, verleimt, 
die innere Form aufgezeichnet, ausgeschnitten und bearbeitet. Der vorspringende 
Teil C dient als Ansatz fUr die Leiste B. Die beiden Teile A und B werden zu
sammengedubelt, damit man, wenn der Kern aufgestampft ist, die Leiste B ab
ziehen kann, um den Kern freizulegen. Die innere Form des Kernkastens wird 
uberall um die Wandstarke von 5 mm kleiner als das Modell. 

11. Radkasten fUr Kegelrliderpaar (Abb. 69· .. 76). Der Radkasten besteht 
aus einem Unter- und einem Oberteil, die Spiegelbilder voneinander sind. Zum 
Unterteil ist daher ein be
sonderes Modell erforder
lich. Abb. 69 ist die Werk
stattzeichnung zum Ober
teil, Abb. 70 der Modell-
aufriB. I ' 

Abb. 71 zeigt die Her- ~~wl!il=-...... ..J..I 
stellung des Modellkorpers ~ __ --'-___ -..... 
A, auf der linken Seite 
den Modellaufbau und 
rechts den gedrehten Mo
dellkorper. Man leimt 
mehrere Scheiben 1· .. 6 von 
hinreichender GroBe auf

.~ hh . 0\1. 

einander. Dabei laBt man die Holzfasern der einzelnen Scheiben in einer 
Richtung laufen, in diesem FaIle also nicht uber Kreuz; dadurch wird erreicht, 
daB die AuBenflachen des Modells reiner werden, D 

da Hirnholz im feuchten Formsand quillt. Die 
Scheiben C und D sind einfache Scheiben und G 
Modellbestandteile fUr sich, werden also besonders 
zugerichtet und gedreht, wie noch beim Zusam
menbau des Modells zu sehen sein wird. 

Abb.72 ist der kleine Modellkorper B nach 
Abb. 70, links der Modellaufbau, rechts der ge
drehte Korper. Samtliche Teile werden wie bei 

E 

Korper A verleimt, und zwar mit Papierfugen. Wenn die beiden Teile A und B 
genau nach ModellaufriB, sowie die Kernmarken C, D, E und F auf der Drehbank 
bearbeitet sind, be- Ir-:' _I 
ginnt der eigentliche 0 • ----;;;~~b~~~>--, 
Modellaufbau. Von Ii 1 wp OJ~ r: 
allen gedreh ten Modell- 6 21Q¢ - - J90p -

~~~~, ;;:;d~i'Ob:':e~ 1(:: :; I D ] 
die andere fUr das un- 2351 ,ii'201 
tere Radkastenmodell L 1- 270p 3 S! 
verwendet. c 1 

Der Modellbauer Abb.71. Verleimung von Modellteil A . 

richtet sich eine Holz-

i¥-""'"'",.,.-.-:-.:-74 a 
~~"-=""-:''i Popjufoge 

Abb.72. 
Verleimung von Modellteil B. 

tafel (ReiBplatte) in entsprech{mder GroBe genau ab, damit er eine gerade Auflage-



22 Beispiele von Modellen zum Formen. 

flache erhalt, tragt zuerst die Mittellinie C (Abb. 73) auf und senkrecht dazu die 
Mittellinie D . Diese beiden Mittellinien sind wesentlich fur den Zusammenbau 
und fUr die MaBhaltigkeit des Modells, denn sie sind zugleich die Achsen der 
Kegelrader, welche in dem Radkasten laufen. In einem Abstand von 123 mm, 
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Abb. 73. ModeIlzusammenbau. 

parallel mit der Linie D, wird die 
Linie E angerissen und haarscharf 
damit abschneidend auf der ReiB
platte eine Leiste F befestigt, die 
als Anschlag fUr den Modellteil A 
dient. Parallel zur Linie C, in einem 
Abstand von 227 mm, wird die Leiste G 
als Anschlag fur den Modellteil B 
befestigt. Die beiden MaBe 123 mm 
und 227 mm entsprechen den Kon
struktionsmaBen nach Abb. 69. Der 
Modellbauer paBt nun die beiden 
Modellteile A und B in der Gehrungs
linie AIBI zusammen, und zwar so, 
daB die Mitte des Teiles A nicht von 
der Mittellinie C abweicht, und daB 

seine hintere Flache an der' Leiste F anliegt. Ebenso muB die Mittellinie von 
Teil B sich mit der Mittellinie D decken lind die hintere Flache an der Leiste G 
anliegen. Die Modellkorper A und B richtig zusammenzupassen, erfordert schon 
etwas Geschicklichkeit. Sind beide Teile genau im Winkel von 90 Grad mitein
ander verleimt, so muB man, damit die beiden Modellteile in der Gehrung fest 
zusammenhalten, einen Doppelschwalbenschwanz H (Abb. 73) aus Hartholz von 
12 .. ·15 mm Dicke in die Grundflache einlassen, verleimen und verschrauben. 
Auch wird man die beiden Modellteile selbst noch durch Schrauben sichern. 
Danach setzt man die halben Kernmarken C, D, E und Fund die Schrauben
nocken G (Abb. 70) an, verputzt das Modell und zieht uber die Gehrung, also da, 
wo die beiden Modellteile zusammengefUgt sind, eine Wachshohlkehle, urn die 
scharfe Ecke zu beseitigen und dem Modell eine abgerundete Form zu geben. 

Schwieriger als der Modellaufbau ist der Zusammenbau der halben Kern
kasten. Auch jede Kernkastenhalfte besteht wieder aus den beiden Teilen A 
und B (Abb. 74 u. 75). Urn den Teil A uberhaupt auf der Drehbank bearbeiten 
zu konnell., muB man ihn aus zwei 
Teilen a und b zusammensetzen. Beide 

Abb. 74. Kernkastenteil A. Abb. 75. Kernkastenteil B. 

Teile werden, wie der Aufbau zeigt, aus mehreren Ringen zu je sechs Seg
menten versetzt verleimt und bei C miteinander zentriert . Nach dem Drehen 
werden sie in der Mitte durchgeschnitten, so daB die beiden Kernkastenhalften 
fUr Ober- und Unterteil entstehen. Da der Radkasten nur eine Eisenstarke 
von 5 mm hat, ist der Kernkasten sehr genau zu bearbeiten, man sieht 
Abb.74 links die Eisenstarke gekennzeichnet. Genau wie der Kernkastenteil A 
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wird auch Teil B (Abb. 75) aufgebaut und bearbeitet; die Teile c und d sind 
bei e zusammengesetzt. 

Nun werden auch die beiden Kernkastenteile auf Gehrung zusammengepaBt 
(Abb. 76) und fest miteinander verbun
den, eine Arbeit, welche groBe Genauig
keit erfordert, wenn bei den Abgiissen 
die Eisenstarke stimmen solI. Beim Zu
sammenbau des Kernkastens sind die 
beiden MaBe 123 mm + 30 mm Kern
marke = 153 mm und 227 mm + 30 mm 
Kernmarke = 257 mm ausschlaggebend. 
Der Kernkasten ist nach oben offen, und 
der aufgestampfte Kern kann gestiilpt 
werden, da er ja keine Unterschneidungen 
hat. Aus diesem Grunde braucht der 

Abb. 76. Zusammengebauter Kernkasten. 

Kernkasten auch seitlich nicht auseinander zu gehen, wie es sonst . oft notig 
ist. Das ist giinstig fiir seine Starrheit. 

12. Maschinentisch (Abb. 77···86). Abb. 77: Werkstattzeichnung. Abb. 78: 
ModellaufriB. Es wird hier wieder ein Naturmodell angefertigt, d . h. ein Modell, 
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Abb.77. Maschinentisch. 
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Abb.78. ModellaufriB. 

mit dem ohne Kern geformt wird, indem der Ballen fiir den Hohlraum an den 
Oberkasten gehangt wird. 

Die vier Wande des GuBstiickes (Abb. 77) sind durch die Offnung a ausgespart. 
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An diesen Stellen werden am Modell keine Kernmarken aufgesetzt, sondern die 
Durchbriiche werden schwarz gekennzeichnet, damit der Former weiB, daB hier 
Kerne aufgeschnallt (aufgestampft) werden mussen. 

d 

115~ 
k IlB 

¢::I:::======::j:::::f====+~ F-f 
~~-----', I t 

k---Q12,5 , I 
Abb. 79. :Form der Seitenwiinde. 

Abb. 79 zeigt die GroBe der Seiten d und e, Abb. 80 ihre geschweifte Form 
und ihren Aufbau. Um diese Wande aufzubauen, fertigt der Modellbauer 

Abb.80. 
Schnitt durch 
die verIeimten 
Seitenwande. 

zwei Schablonen q an, ~ 40 mm dick, und arbeitet daran eine 
Kante r-r genau nach der auBeren Form des Modells an. Die Bretter 
1, 2 und 3 sind gehobelt 18 mm dick, gleich der Wandstarke. Diese 
Bretter werden zusammengeleimt und in der Linie 0 angelegt, also 
an der Stelle, wo die Schweifung beginnt. Die Stiicke 4···8 sind 
einzelne Dauben, die unten nach einem Halbmesser von 175 mm aus
gekehlt, aufgepaBt, aneinandergefiigt und geleimt werden. Hierbei 
muB Stiick 8 an der Stelle d noch eingepaBt werden. Nach dem 
Verleimen werden die Dauben in ihrer inneren Form bearbeitet, die 
zur Befestigung an den Schablonen q eingeschlagenen Nagel 8 werden 
herausgezogen, so daB die Wand abgenommen und von der auBeren 
Seite verputzt werden kann. Sind auf diese Art aIle vier Wande 
d und e zusammengebaut, werden sie genau nach ModellaufriB zu

geschnitten, aneinandergepaBt, zusammengeleimt und ver
schraubt, so daB das Modell im Rohbau fertig ist. 

I--+---'IOO'--~ 

Abb. 81 zeigt den 
oberen Boden c, 
400 mm im Quadrat, 
18 mm dick und den 
aus zwei Ringen zu 
je sechs Segmenten 
verleimten Ring b. 

c 

i ''311 iii ,'@§MiI!i!iilSIl ~ 
Abb. 81. Oberer Boden. 

Um dem Modell 
auch unteneinen festen 
Halt zu geben, wird 
der ganze Kasten in 
einen zusammenge-

b, 

Abb.82. 
Lager als Modelleinzelteil. 

schlitzten Rahmen i (Abb. 78) eingebaut. 1st das Modell allseitig verputzt, so 
reiBt der Modellbauer mit dem ParallelreiBer die Mittellinie m-m (Abb.78) des 
Lagers Abb. 82 an und zeichnet an den vier Seiten die dffnungen a auf. Die 
vier Schraubenwarzen g mussen nach den gegebenen StichmaBen angepaBt 
werden, die vier Kernmarken h bekommen 35 j33 mm Durchmesser und ~ 30 mm 
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Lange. Das Lager muB am Modell abnehmbar befestigt werden und wird des· 
halb angeschraubt (Abb. 78 u. 85). Abb. 83 zeigt den zweiteiligen Kernkasten 
zum Lagerkern 11 und den aufge. 
stampften Kern K selbst. 

Abb. 84 deutet den aufgestampften 
Oberkasten mit anhangendem Ballen A 
an, Abb. 85 den fertigen Unterkasten 
mit aufgeschnallten Kernen a. Zum 
Aufschnallen muB der Modellbauer dem 
Former eine Kernschale anfertigen, 
mit der dffnung gleich dem Kern a 
und mit einer Fuhrung, die dem For· 

Abb. 83. Lagerkernkasten. 

mer Sicherheit gibt, daB die Kerne in gleichmaBiger Rohe von der Unter· bzw. 
Oberkante der Form angebracht werden. Abb. 86 gibt diese Kernschnalle wieder. 

A bb. 84. Oberkastenballen. Abb. 85. Schnitt dnrch den Unterkasten (Herd). 

Der ubereinandergeplattete Rahmen v hat eine Dicke von 18 mm gleich der 
Wandstarke. 1st nun das Modell eingeformt, so wird der Oberkasten abgehoben 
und das dann freiliegende Modell, nachdem die 
Schrauben fUr das Lager d (Abb.85) herausgeschraubt 
sind, aus dem Unterkasten herausgenommen. Dann 
wird das Lager seitlich eingezogen, und der Former 
kann an das Aufschnallen der Kerne gehen. Er setzt 
seinen Rahmen v in die Form ein, und zwar so, daB 
die Flachen d1 an den vier Flachen d der Form 
(Abb. 85) anliegen, und daB die Kante bi auf der 
Flache b der Form aufsitzt. Die auBere Schrage der 0., 
Kernschablone entspricht genau der Schrage des Mo· Abb. 86. Kernschnalle. 

dells, so daB der Rahmen auch seitlich gesichert ist. 
13. Fiihrungslager (Abb. 87···94). Dieses Modell wird nach Abb.88 als 

zweiteiliges Modell gebaut, die Trennfuge liegt auf der Mittellinie x. Der Form· 
rich tung entsprechend sind die Kernmarken A und B stark verjungt, die schraf· 
fierte Ecke C ist eine "Kernsicherung (.Arretierung)" mit dem Zweck, ein Ver· 
wechseln der beiden Kerne A und B beim Einlegen in die Form zu verhuten, 
denn die Oberkastenkernmarke D ist 20 mm niedriger als die Unterkastenkern· 
marke E, weil der Kern im Oberkasten nur eine kurze Fuhrung braucht. Die 
vier Schraubenwarzen F sind nicht am Modell angeleimt, sondern nur durch die 
Schwalbenschwanzfuhrungen G am Modell befestigt, konnen also in der Form 
nicht verstampft werden. Beim Ausheben der Modellhalften bleiben die Warzen 
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mit ihren Schwalbenschwanzen in der Form sitzen und werden nachher seitlich 
eingezogen. Auch die Kernmarke H ist nach zwei Seiten verjiingt und dient 
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Abb. 87. FUhrungsiager. 

Abb.88. ModeIIaufriB. 

, 
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dem Konsolkern H (Abb.91) als Auflage und Fiihrung. Kernmarke J laBt 
beim GieBen die Luft aus dem Hauptkern entweichen, das Kernloch J selbst 
dient zum AusstoBen des Kernsandes aus dem GuBstiick. Kern Kist Schlitzkern 
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fUr das Gabellager K (Abb. 87 und 94) . Kernmarken L dienen zur Aufnahme 
des Bohrungskernes L. Alle Bearbeitungszugaben sind durch Schraffur gekenn-

i 
T ~ 

~8-225-- -
~ ~ 
I I !/ 

,j , 
I 

Ahb. 9. Kcrnk"- ten zn dell n ,' rllcn .t IIl1d /I. 

zeichnet. Zur Hcrstellung dieses 
Werkstiicke w rdcn mithin di 

h Kerne A , B, H , J K und 
L b n"tia-t. 

In Abb. 9 sind die beidell 
Kerne A und B in einem Kernkasten vereint. Man trennt sie, indem man ein Stiick 
Blech y in den Kernkasten einsetzt. Es ware unzweckmaBig, den geteilten Kern 
(A und B) als ein Stiick in die Form einzusetzen, denn dann 
miiBte der Former den Oberkasten iiber den Kern B fiihren, 
was immerhin mit Schwierigkeiten verkniipft ist. Die 
Kernhalfte A wird also fUr sich in den Unterkasten ein
gesetzt, wahrend die Kernhalfte B im Oberkasten be
festigt wird, damit sie beim Aufsetzen des Oberkastens 
auf den Unterkasten festhangt. Rechts in Abb. 89 ist 
ein Schnitt durch den Kernkasten in etwas groBerem 
MaBstabe gezeichnet. Abb.90 zeigt den Kernkasten 
und dessen Zusammenbau zum Kern H . Der schraffierte 
Teil HI hat Fiihrungsdiibel, denn dieser Teil muB zum 
Herausnehmen des aufgestampften Kernes aus dem Kern
kasten lose bleiben. Del' fertige Kern bekommt seine 
Fiihrung und Auflage durch die Kernlagerung H (Abb.88) 
und muG als freitragender1 Kern noch durch Kernstiitzen 

in der Form abgestiitzt werden. ~::~ ;.t.: .... 
Auch del' Kern J (Abb.92 ; .. :1:: 

und 93) ist freitragend, liegt . :<::> .. :., ,:-. 
also nur einseitigl auf und -,<·H .. ::~-.; 
muB ebenfalls innerhalb del' ' ::.:, ;~:-
Form auf Kernstiitzen gelagert •. 

wenlen. Beim Ke,nb,,"'n zu b J "'l~ diesem Kern J (Abb. 92) muB , ., ::'~.~J: 

man den schraffierten Teil J 1 '.'.' :;\:( 

im Kernkasten aufdiibeln und ~. -.. ,.:;,,1;, 

Abb, 90, 
Kernkasten zum Kern H. 

abnehmbar anbringen, um auch Abb, 91. Kern H. Abb. 92. Kernkasten zum Kern J . 

1) Mit Riicksicht auf das'Formen hatte der Gestalter gut daran getan, die Raume H 
und J (Abb.87) durch eine groBe Offnung 'miteinander zu verbinden. 
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hier den aufgestampften Kern aus dem Kernkasten entfernen zu kfumen. Das 
MaB N = 130 mm entspricht dem MaB N Abb.87. 

Abb.94 zeigt den Kernkasten mit dem aufgestampften 
Gabelkern K; MaB P und Schrage Q entsprechen der Abb.88. 
Der Kernkasten selbst ist ein aus zwei Winkeln zusammen

gediibelter Rahmen. Der Bohrungs
kern List ein auf der Kernform
maschine hergestellter glatter runder 
Kern, welchen del' Former an beiden 
Enden auf der Kernanspitzmaschine 
verjiingen muB. 

i.. \ .... Sclmitl A-Ii 

14. AblaBventiP (Abb. 95 " '102). An 
diesem Beispiel solI gezeigt werden , 
wie del' Modellbauer dem Former die 

Kernkas::~~~' Kern 1.. Arbeit erleichtern kann, selbst auf die 
Gefahr hin, daB die Modellkosten sich 

erh6hen. Durch die Arbeitserleichterung und die Verhiitung von AusschuB 
werden die Gesamtkosten voraussichtlich niedriger. Abb. 95 zeigt die Werk-

Abb.93. Kern J. 

.\ 1010. !)j . .\ 10111 U\'I'II I il. 

stattzci bnnn . Del' l\IodeJlbau r wi .. 1 
di ffnungcn i dCI' Gabel tlltz in Katul' 
aUflfUhl'en den Bund b am eitlich n 

~ • tutz n zum Einzi h n in die Form an· 
steck n den Gabel'C'blitz g mittel 1\:el'l1 
herstcllen und au h fUr d n Bohrung,;. 
kern eincm Kel'nka."t n mitli fern. )lun 
ki nn man aus wirtschaf liehen Grunden, 
wenn S Ri·h tim Plattenmodelle fi.il' 
FormUla ' 'hinen handelt, I icht l' cinen 
gro13 ren Betrag aus\I' rf 11 £lIs b i ~10· 
dell n fijI' Einzclabgu. se und fUr di 
Hand~ rmer i. ~ I an kann hier zwei ~lOg. 
Jichk itcn d S )Iod lIi~urballe ' v,·iihlon. 
En ",e(icI' man Hi13 den Bundring /; <llll 

{/ntill'/r(lstilfl 

' eitlichen, utzenm d II Abb .!-'I7 ~I 
1 ."e, del' ab r man "cd gt d n 
"anzen ,'citlichen ,'tutz n in 
ein n Kern , wi d .. )Iodell. L.3~C:;;::"~ 
aufri13 Abb. 96 z iO'. \V nn d r 
Moclellbauer den BundrinO' b am 
10dell an ' teckt . j , t da . Ein· 

1 \',gl. di Z. gcs. :ieB.·Prax. 
,Jg. Jfl36 ,'r. !iJ '52. . \1>Io . OU. )l odrllaufriG. I;J~-_ 



AblaBventil. 29 

ziehen der Einzelteile des Bundringes doch auch fiir den Former mit gewissen 
Schwierigkeiten verkniipft. Die untere Modellhalfte a1 (Abb.97) wird mit dem 
Stlltzen b1 und der daransitzenden Kernmarke l in der Pfeilrichtung A aus der 

I _ l 

k 

Abb. 97. Stutzenmodell. 

Form genommen, der geteilte Ring b bleibt 
im Unterkasten liegen, und die einzelnen 
Segmente k miissen erst in der Richtung B 
seitlich eingezogen und in der Pfeilrichtung A 
aus dem Unterkasten entfernt werden. Der 
Former muB also zuerst das Segment m ein
ziehen, wobei das LangsmaB d natiirlich 
nicht groBer als der Durchmesser d1 sein 
darf; das gilt fUr aIle Segmente k, da diese 
sonst nicht aus der Form zu entfernen sind. 
Diese Arbeit ist fiir den Former mit ver
schiedenen Nachteilen verkniipft, denn es 
ist sehr schwer, erst die Segmentstiickchen k 
ein- und dann hochzuziehen. Ferner werden diese kleinen Modellteile sicher 
sehr oft verlorengehen, und in Leichtmetall kann man sie auch nicht her
stellen, weil man sie dann noch schlechter aus der Form bekommt. 

Abb.96 zeigt den ModellaufriB mit einer fiir 
den Former viel leichteren Formart. Rier liegt der 
Stutzen b1 im Kern, der Former hat also ein viel 
besseres Arbeiten, allerdings ist Grundbedingung, 
daB der mitgelieferte Kernkasten nach Abb. 98 ganz 
genau stimmt, denn sonst gibt es Fehlabgiisse oder 
aber sehr unsaubere Stellen. Wenn es sich hier 
auch um ein nicht gerade schweres Modell handelt, 
so besteht es doch aus sehr vielen Einzelteilen 

Abb. 98. Stutzenkernkasten. 

(Abb. 99-101). Das Gabelstiick f (Abb. 100) wird an den zylindrischen Modell
korper a Abb.99 angesetzt. Weiter zeigt Abb.101 die Gabelkernmarke g und 
den Kernkasten hierzu. Abb. 102 stellt den Kernkasten fiir den Rauptbohrungs
kern dar. 
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Abb.99. Modelleinzelteile . 
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Der Modellaufbau 
nach dem Modell
aufriB Abb. 96 erfor
dert etwas Geschick
lichkeit. Sobald der 
mit Papier verleimte 
Teil a (Abb. 99) ge
dreht ist, wird er ge
teilt und auf die 
eine Modellhalfte der 
Kernklotz c, wie an a 
schraffiert angege ben, 
aufgepaBt. Wenn der 
im Umfang etwas 
groBer zugerichtete 
Teil c genau aufgepaBt ist, wird er aufgeschraubt und dann erst seine Mitte und 
sein auBerer UmriB angezeichnet. Darauf wird c losgeschraubt, nach Anril3 
fertig bearbeitet und, nachdem die Kernmarke d eingeleimt ist, aufgeleimt und 
wieder verschraubt. Etwas schwieriger ist das Anpassen der im Modell geteilten 
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Gabel t (Abb. 96 und 100). Die Rolzfasern der GabelhiUften miissen in der an
gegebenen Pfeilrichtung laufen. Auch hier wird man die beiden halben Lagen t 
groBer zurichten, dann jede fUr sich sauber an den Modellhauptkorper anpassen 
und mit Papierfuge anleimen. Darauf setzt man die beiden ModellhiHften zu
sammen, reiBt erst die auBeren Umrisse der Gabel mittels ParallelreiBer an, lOst 
danach die beiden Teile t wieder, bearbeitet sie im UmriB und befestigt sie erst 

I 
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I 
I , 

)#@~ 
Abb. 100 .. Gabelstiick. 
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dann endgiiltig an dem geteilten 
Modellkorper. Die Kernmarken
hiilften g (Abb. 101) werden, 
wie in Abb. 96 schraffiert an
gedeutet, in die GabelhiUften 
eingepaBt, eingeleimt und ver
schraubt. 

Abb. 102 zeigt den Kern
kasten fiir den Bohrungskern. 

Dieser Kernkasten besteht 
in jeder Ralfte aus den Teilen t, 
u und v und wird auBen beider
seits durch die 15 mm starken 
Bretter 0 zusammengehalten. 
In Abb. 98 finden wir den 
Stutzenkernkasten. Wie schon 
erwahnt, muB dieser Kernkasten 

Abb. 101. Kernkasten zum Kern g. h D se r genau gearbeitet sein. er 
eingesetzte Modellteil r muB genau dem schraffierten Teil c in Abb. 99 ent
sprechen, denn die geringste Abweichung stellt die Brauchbarkeit der Abgiisse 
in Frage. Das Flanschenstiick 8 (Abb. 98) muB ebenfalls im Kernkasten vor
handen sein, weil es ja im Modell durch die Kernmarke verdeckt wird. Kommen 
mehrere Abgiisse in Frage, so wird man den abnehmbaren Teil p am Stutzen e 
und die ganze Abstreichflache des Kernkastens n mit Blech sauber beschlagen. 

Diese Modellausfiihrung mit Kern c wird natiirlich teurer, als wenn der seit-
1t,:¥- liche Stutzen ohne Kern herge-

r:::::;::::=r;:rTF=====:::::;::::~ stellt wird. Aber eines gilt fiir aIle 

/' Arbeiten im Modellbau: Modelle 
l und Kernkasten werden in der 

v--~ -

- 126- ---1 
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Abb. 102. Hauptkemkasten. 

Modell der Giiteklasse 1 oder 3 handelt. 
wird bei jeder Modellgiiteklasse verlangt. 

1
-
0 

Regel nur einmal angefertigt, und 
das Mehr an Modellkosten tritt 
nur einmal in Erscheinung, das 
Mehr an Formerlohn aber mit 

15 - jedem AbguB, und darum muB 
immer wieder auf formgerechte 
Modellarbeit hingewiesen werden, 
ganz gleich, ob es sich um ein 

Formgerechte und maBhaltige Arbeit 

II. Beispiele von Scbablonen zum Formen. 
A. Al1gemeines. 

15. Arten des Schablonierens. Ebenso wie Kerne ohne Kernkasten nur mit 
Schablonen, also Lehren, gezogen werden konnen (s. I. Teil, Abb. 132 und 141), 
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so konnen auch ganze GuBformen ohne Modell nur mit Hilfe von Schablonen 
hergestellt werden. Allerdings kommt man dann in den wenigsten Fallen mit 
einer Schablone aus, sondern braucht zuweilen eine ganze Anzahl, von denen 
jede einem anderen Teil des inneren oder auBeren Profils des GuBstuckes ent
spricht. 

Nicht aIle GuBstucke lassen sich schablonieren, zum mindesten sind manche 
Formen und Abmessungen sehr wenig geeignet. Den Ausschlag jedoch, ob mit 
Modell oder Schablonen geformt werden solI, gibt die Anzahl der Abgiisse. Wird 
nur ein AbguB verlangt, so wird man bei geeigneter Form schablonieren, um 
die oft sehr hohen Modellkosten zu sparen; sind dagegen mehrere oder gar viele 
Abgiisse notig, so wird man mit Modell einformen, denn die Formkosten sind 
beim Schablonieren oft sehr hoch, einmal weil viel Formarbeit notig ist, und 
dann, weil diese Arbeit viel Geschick und Erfahrung verlangt, so daB nur die 
besten Former damit betraut werden konnen. 

Nicht selten vereinigt man Modell- und Schablonenformerei, indem z. B. 
das AuBere oder doch einzelne Teile mit Modell geformt werden, das Innere, 
der Kern, dagegen mit Schablone. Auch eine Verbindung von Schablonenformerei 
mit in Kasten hergestellten Kernstucken kommt vor. 

Es wird sowohl in Sand (Masse) wie in Lehm schabloniert, grundsatzlich in 
gleicher Weise. Beim Schablonieren in Sand geht man vielfach so vor, daB man 
zunachst das Innenprofil, also das Bett, fiir den Oberkasten schabloniert und 
dann, nachdem der Oberkasten fertig aufgestampft ist, aus dem Unterkasten 
die Wandstarke des GuBstiickes abschabloniert. Beim Schablonieren in Lehm, 
der ein Aufstampfen nicht gestattet, werden dagegen AuBenformen und Kern 
auch wohl unabhangig voneinander hergestellt. 

Grundsatzlich kann man zwei Arten von Schablonieren unterscheiden, je nach
dem das GuBstiick ein Drehkorper ist oder mehr oder minder prismatisch. 1m 
ersten Fall, dem bei weitem haUfigsten, wird die 
Schablone um eine feststehende Achse gedreht, im 
zweiten Fall nach geraden oder gekrummten Leit
linealen, Rahmen od. dgl., gearbeitet. 

16. Die Schablonenspindel ist zum Schablonie
ren von Drehkorpern, das besonders vorteilhaft 
und allgemein ublich ist, das wichtigste Hilfsmittel. 
Sie besteht nach Abb. 103 aus der eigentlichen 
Spindel a, die in einer WeiBmetallfiihrung oder 
mit einem Kegel in einer entsprechenden Bohrung 
im FuB b sitzt, und aus dem eigentlichen Schwenk
arm d. Stellring t dient dazu, den Schwenkarm 
auf und nieder stellen zu konnen. Durch die 
Schlitze g steckt man die Schrauben zur Befesti
gang der Schablonen. Bei Schablonenarbeiten 
von einem groBeren Durchmesser als etwa 2000 mm 
setzt man an das obere Ende der Spindel a noch 
einen Stellring mit einer bse und verbindet ihn 
mit dem auBeren Ende des Spindelarmes d durch 
ein Drahtseil. Diese Verbindung gibt dem 

: ~ " 

c 

Abb. 103. SchabJoniervorrichtung. 

Schwenkarm einen festen Halt, so daB er sich durch das Gewicht des Schablonen
brettes nicht ausbiegen kann. 
. In d~r Regel ist der !uB b au~ eine~ Zementsockel c befestigt, der ausreichend 

tlef (melst 50···60 cm) III den GIeBereIboden (GieBereiherd) eingegraben ist. Die 
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Spindel a steht dann genau senkrecht, wenn der Schwenkarm in vier zueinander 
rechtwinkligen Stellungen genau in der Waage liegt. 

17. Schablonen. Abb.103 zeigt weiter eine Holzschablone e. Sie muB am 
Schwenkarm genau nach der Wasserwaage ausgerichtet werden. Dabei dient 
die Kante i als Auflageflache, welche der Modellbauer beim AnreiBen der Schablone 
auch als Anschlagflache benutzen muB. Vielfach wird das als Schablone dienende 
Brett e auch ohne Leisten h unmittelbar am Schwenkarm d angeschraubt. 

Als Spindelmitte ist stets die Achse der zu formenden Korper anzunehmen. 
SolI z. B. eine Flache yom Durchmesser D = 1000 mm schabloniert werden, so ist 
das MaB 1 der Schablone, wenn die Spindel a = 50 mm ist, 1000/2-50/2 = 475 mm 
auszufiihren. In der Regel schreibt der Modellbauer die angenommene Spindel
starke mit schwarzer Farbe auf die Schablone auf, ebenso noch den groBten 
Durchmesser des zu schablonierenden GuBstiickes, in diesem FaIle alsoD = 1000mm. 

Werden nun mit einer Schablone mehrere GuBstiicke schabloniert, so emp
fiehlt es sich, die abgeschragten Kanten k auf der Gegenseite m mit Blechstreifen n 
zu beschlagen, damit sich die scharfe Holzkante nicht so stark abnutzt und keine 
Ungenauigkeiten entstehen. 

Wird eine Form ausschabloniert, so ist es Bedingung, daB eine Zeichnung 
mit in die GieBerei kommt, Ilach welcher der Former arbeiten kann, jedoch keine 
Zusammenstellungszeichnung, sondern eine besonders angefertigte Teilzeichnung, 
auf der aIle in Frage kommenden MaBe angegeben sind. 

18. Oval-Schabloniervorrichtung (Abb. 104·· ·108). Bei der Herstellung ovaler 
GroBguBstiicke gibt es zwei Moglichkeiten: entweder man schabloniert die Form 
f---------,1500 unter Benutzung eines Ziehrahmens 

b 

~
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~ 
'<; 

ScllnIltA-JJ 

Abb. 104. Ovaler Fundamentring. 

Abb. 105. Ziehrahmen. 

aus oder aber, man verwendet eine 
geeignete Schabloniervorrichtung. Abb. 
104 zeigt die Werkstattzeichnung zu 
einem ovalen Fundamentring. Selbst 
wenn man von diesem GuBstiick einige 
Abgiisse benotigte, ware es wohl un
wirtschaftlich, ein Modell herzustellen. 
Will man nun die Form mittels Rah
men ausschablonieren, so wird hierzu 
ein Rahmen b nach Abb. 105 und ein 
Lehrenbrett c nach Abb. 106 benotigt. 
Wie Abb.105 zeigt, entspricht die 

ovale bffnung im Rahmen der auBeren 
Form des GuBstiickes. Nach Abb. 106 
schabloniert der Former also den Quer
schnitt des GuBstiickes aus dem GieBerei
herd aus und deckt dann den Herd mit 
einem glatten Oberkasten ab, in welchem 
die EinguB- und Steigtrichter ange
schnitten sind. Aber fiir einen Einzel· 
abguB waren die Modellkosten immer 
noch hoch genug, und die meisten 
GieBereien werden sich entweder eigens 
konstruierter oder gekaufter Oval-Scha
bloniervorrichtungen bedienen. Abb.107 

zeigt die praufsicht auf eine Oval-Schabloniervorrichtring. Bei dieser Vorrich
tung wird nach dem "Gartnerprinzip" gearbeitet, derin auch der Gartner 
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arbeitet beim Herstellen ovaler Beete bekanntlich mit vier Holzern und einer 
Leine. Je nach der Art der Oval-Schabloniervorrichtungen kann man sehr an 
Modellkosten sparen. Die Oval-Schabloniervorrichtung d (Abb.107) wird, wie 
Abb. 108 zeigt, auf die im SpindelfuB sitzende Spindel a aufgesetzt und mit der 
Stellschraube e befestigt. Die Spindel 
muB bei einer Oval-Schabloniervorrich
tung genau iiber Kreuz angekornt sein. 
Man kann bei der in Abb.107 und 108 
wiedergegebenen Vorrichtung mit einem 
oder zwei Bolzen arbeiten, nur miissen 
die Fiihrungsbolzen jeweils auf das Stich- Abb. 106. Ausziehen der :Form mittels Ziehrahmen 
maB (in diesem Falle auf 175 bzw. 525 mm) 
eingestellt werden. Abb. 108 zeigt den Schwenkarm f auf den Fiihrungsbolzen g 
aufgesetzt. Dieser Schwenkarm besitzt einen Schieber h, welcher in einer Prismen
fiihrung lauft, so daB das Lehrenbrett i in der waagerechten Richtung verstellt 
werden kann. Am vorderen Ende besitzt der 
Schieber h einen Anschlag, so daB das Lehren
brett i immer genau lotrecht zu sitzen kommt. 
Am hinteren Ende befindet sich noch ein senk
rechter Schlitz, damit die Moglichkeit besteht, 
das Lehrenbrett i auch in senkrechter Richtung I 

zu verstellen. \ 
Mit dieser V orrichtung geht nun die Her- \ 

stellung der Form zum GuBstiick nach Abb. 104 \, ' ... 
wie folgt vor sich: Nachdem der Former die "'''''' ----Fiihrungsplatte d (Abb.108) auf die Spindel a I 

aufgesetzt hat, wird der Bolzen g eingefiihrt, Abb . l07. Ovalschabloniervorrichtung. 

der Spindelarm f iiber den Bolzen g gesetzt 
und dann der Bolzen auf das MaB 175 oder 
525 mm festgeschraubt. Nunmehr muB das 
Lehrenbrett i an dem Schieber h befestigt und 
richtig eingestellt werden. Man hat also durch 
den Schieber h die Moglichkeit, auch hier noch 
in beschranktem MaBe einzustellen. Die Ver
tiefung wird dann durch Absenken des Lehren
brettes allmahlich ausschabloniert, bis die Fiih
rungskante k auf dem geebneten Herd auflauft. 

Je nach der GroBe der Form kann man ge
zwungen sein, zuerst die eine Formhalfte, wie 

k 

Abb. 107 ausgezogen zeigt, auszuschablonieren, Abb.lOS. Ausziehen der Form mittels Oval-
dann die Fiihrung in der Pfeilrichtung B um schablouicrvorrichtung. 

180 Grad zu drehen und die andere Halfte, wie 
punktiert gezeichnet, auszuschablonieren. Die Ungleichheit der Schenkel hat 
ihren Grund darin, daB man bei kleineren Formen mit dem Lehrenbrett 
halbteilig arbeiten kann. 

B. Schablonierell in Sand. 

19. Fundamentring (Abb.109···112). Um keine unnotigen Modellkosten zu 
haben, wird man 1/6 Kerne herstellen, im iibrigen den Ring in Sand schablonieren. 
1m ModellaufriB (Abb. 110) stellt der schraffierte Teil den Kern dar. Zum 

Lower, Modelltischlerei II, 2. Aufl. 3 
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Schablonieren dieses Ringes muB der Modellbauer zwei Schablonen und ein Stuck 
Segmentkernkasten anfertigen, bei einem Kerndurchmesser von 1400 mm durfte 
1/6 Kern angebracht sein. 

Abb. 111 zeigt die beiden Lehrenbretter a und b. Die senkrechte Linie ist 
die Spindelachse. Zum Ausschablonieren des Ringes verfahrt man auf folgende 
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Innere sowie der Herd mit Streusand abgestaubt sind, wird der Oberkasten 
aufgesetzt und der ausschablonierte Ballen mit dem Oberkasten aufgestampft. 
Damit sich der Ballen gut aushebt, hat der Modellbauer die Schablone ab

b 

geschragt, und zwar von 698 auf 702 mm Durch
messer. Nachdem der Oberkasten abgehoben ist, 
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wird Schablone b am Spindel
arm befestigt und nun die auBere 
Form im Herd ausschabloniert. 
Die richtige auBere Form des 
Ringes wird durch die Kerne 
(Abb.112) hergestellt, wobei man 
in der Praxis das Sechstel stets 
mindestens 2 mm kurzer macht, 
damit dem Former beim Ein
legen der Kerne keine Schwierig
keiten entstehen, die er durch 
Abfeilen der einzelnen Kerne be
heben muBte. Der Kernkasten 

Abb. 111. Lehrenbretter zuni Aus- Abb. 112. Kernkasten fUr ist zweiteilig. Der 0 bere lose 
ziehen der Form. die Segmentkerne. Deckel ist mit dem Flansch-

stuck i verbunden. Die scharfe 
Kante 0 des Kernes wird hinterher mit einer Schablone abgerundet. Bedingung 
fUr den Modellbauer ist, beim Kernkasten alle Halbmesser genau nach Modell
aufriB einzuhalten, weil, wie schon erwahnt, durch das Einlegen der sechs Segment
kerne erst die eigentliche Form entsteht. Ein Modell gleicher Konstruktion, 
jedoch von geringerem Durchmesser, wiirde man ohne Kern herstellen und dieses 
Naturmodell dann in drei Kasten formen. Es fiihren also auch hier verschiedene 
Wege zum Ziel. 

20. Grundplatte (Abb. 113· "116). Derartige Grundplatten werden meistens 
schabloniert. Die Arbeit dazu ist verh1iJtnismaBig sehr einfach. 

Der Modellbauer fertigt dem Former einen Rahmen B (Abb. 114) an. Dieser 
Rahmen witd auf den glatten GieBereiboden aufgesetzt, und der Former zieht 
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mit der Schablone A (Abb. 115), die an der auBeren Kante C des Rahmens gefUhrt 
ist, entlang, urn das auBere Profil der Grundplatte zu erhalten. 

Ist dieser Ballen aufgezogen, so zeichnet der Former auf der Oberflache aIle 
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Abb.113. Grundplatte. 

Mittellinien M (Abb. 113) und setzt die Modelle der acht Arbeitsflachen C 
(Abb. 116), welche der Modellbauer anfertigt und mit Mittellinien versieht, auf die 
Oberflache auf, genau d r 1oo¢ 

nach den vorgeschriebe- \ ~f5~ :, 1 I ! 
nen StichmaBen. Die acht ,750 8 '( ~ 10J¢ 

Kernmarken E steckt er ·- 1720xIJ20 1900 .. 1000---- • M • 
Schraubenwarzen D mit - - J EJ 
in die im Rahmen B M- · c 
(Abb. 114) vorgesehenen • • 
ZapfenlOcher d und setzt dann 
seinen Oberkastenauf, stampft 
ihn voll und deckt abo . 

Nun wird mit der Fertig
stellung des Unterkastens 
begonnen: samtliche aufge
setzten Teile, also die acht 
Arbeitsflachen C sowie die 
Schraubenwarzen D mit Kern
marken E werden entfernt 
und der Former zieht mit 
Schablone G (Abb. 115) die 
Wandstarke von 15 mm ab, 
indem er nun mit dieser 
Schablone an'der Kante C des 

a .c 
f900xfOOO -

a c 
- f!J()(JK1000 -

Abb. 115. Zugschablonen. Abb. 116. Lose ModeIIteiIe. 

Rahmens B entlang fahrt. Der nicht mit der Schablone abgestrichene Teil t 
wird oben glatt abgestrichen, Rahmen B entfernt, und auch der Unterkasten 
ist fertig; . 

21. Seiltrommel . (Modellguteklasse 3, Abb. 117 · · '120). Das im Abschn. 7 
angegebene Modell kommt fUr die Modellguteklasse 3 nicht in Frage, sondern 
man wird fur einen oder zwei Abgusse die Form ausschablonieren, was sehr ein
fach ist. Zur Herstellung dieser Form muB der Modellbauer herstellen: ein Lehren
brett c und eine Modellscheibe b (Abb. 117), ein Lehrenbrett e (Abb. 118), ein 

3* 
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Kernbrett t (Abb. 119), vier Kernmarken E (S. 14, Abb. 40), eine Pappschablone 
(Abb. 120) zum Einschneiden der vier Kernmarken in den Unterkasten und einen 
Kernkasten (Abb. 38, Seite 14). 

Hergestellt wird die Form nach Abb. 117 und 118. Nachdem die Spindel a 

Abb.117. Ausschablonicrcn des Herdes zu Sci!· 
trommel Abb. 32 (Modcilgiiteklasse 3). 

ALh. 1l~. Ausschablonieren des Herdes als 
Unterkasten. 

richtig eingebaut ist, wird das Lehrenbrett c an dem Spindelarm befestigt und 
damit das Bett zum Aufstampfen des Oberkastens abgezogen. Nach dem Ent

f 

fernen des .Lehrenbrettes wird die Modellscheibe b fUr 
eine Nabe tiber die Spindel gesetzt, der geebnete Herd 
mit Trennsand bestreut und der Oberkasten aufgesetzt 
und aufgestampft, wobei die Trichter angesetzt werden. 

Kernbrett ~~~ \i;i,rungSkern. Nun wird der Oberkasten abgehoben und der Herd d 
(Abb. 118) mit dem Lehrenbrett e ausschabloniert. An 

dieser Schablone ist am unteren Ende ein Schieber angebracht, um dem Former 
die Arbeit, beim Hinterdrehen mit dem Lehrenbrett, etwas zu erleichtern. 1st 

der Herd d ausschabloniert und das Lehrenbrett e wieder ent
fernt, wird die Pappschablone (Abb. 120) tiber die Spindel ge
setzt, und es werden in die Offnungen 1···4 die vier Kernmarken E 
(Abb.40, Seite 14) eingeschnitten, welche den Mantelkernen als 
Fiihrung dienen. Dann wird die Spindel entfernt, die Mantel
kerne und der Bohrungskern werden eingesetzt, und die Form 
zum GieBen fertig gemacht. 

22. Modellteile und Form zu einer Forderschnecke von 4000 mm 

AbL. 120. Papp· 
schablone zum Ein

schneiden der 
Kernmarken E 

ALL. 39. Lange und 400 mm Durchmesser (Abb. 121·· '126). 1m allgemeinen 
werden Schnecken von derartiger Lange im Maschinenbau ganz selten aus 
GuBeisen hergestellt, vielmehr wird man auf entsprechend langen Wellen 
Schneckengewinde aus Stahlblech mit Schrieckenwinkeln befestigen. Da aber 

auch Schnecken aus GuBeisen, wenn 
auch selten in dieser Lange, vorkom
men, so solI gezeigt werden, was der 
Modellbauer bei derartigen Schnecken 
in die GieBerei zu Iiefern hat und wie 
der Aufbau der Forni dann vor sich 
geht. Schneckenmodelle mit groBerem 
Durchmesser und tiber drei bis vier 
Gange werden selten nach Modell ge. 

Abb.121. Werkstattzeichnung zu einer Forderschnecke. formt, da die Modellkosten in keinem 
Verhaltnis zum Verkaufswert des GuB

sttickes stehen wiirden. Abb.121 zeigt nun die Werkstattzeichnung zu genannter 
Schnecke. Die Nabe ist nur auf eine Lange von 800 mm massiv, wahrend der 
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eigentliche Kern derSchnecke mit einer Bohrung von 80 mm versehen ist, die mit 
eingegossen werden muB. In Frage kommen drei Ausfiihrungsmoglichkeiten. 

a) Eine Vorrichtung zum Ausschablonieren der Gewindegange der 
Schnecke zeigt Abb. 122 im Schema. Hierzu wird die Teilschablone h, eine Lehre, 
benutzt. Diese wird aus starkem Blech hergestellt, in einem Schlitz der Welle c 

gehalten und durch vier Stifte x gesichert. Diese Lehre entspricht dem Langs
schnitt der Schnecke nach Abb. 121, jedoch werden nur vier bis fiinf Gange be
notigt. Weiter braucht der Former neben dieser Lehre noch eine Halfte von 
dem Modell e (Abb. 123) - jedoch ohne die Scheiben e1 - mit einer Bohrung 
von 60 mm Durchmesser als Lager fiir das freie 
Ende der Welle c. Der Modellteil e wird an einem 
Ende in den entsprechend langen Formkasten ein
gesetzt. An der anderen Stirnwand wird die Vorrich
tung i (Abb. 122) befestigt, welche einen Fiihrungs
stift g und eine eingedrehte Nute entsprechend der 
Steigung der Schnecke besitzt. Die Spindel wird 11 
gedreht, der an der Spindel angebrachte Zapfen g 
(Abb. 122) fiihrt sich in der Nute. Bei jeder halben Abb.123. Loser Modellteil e. 

Umdrehung der Spindel c werden also vier halbe 
Gewindegange aus der halben Form ausgedreht. Bei der einen Formkastenhalfte 
gleitet ~er Zapfen g in dem ausgezogenen Teil der Fiihrungsnut, wahrend er 
bei der anderen Formkastenhalfte in dem punktierten Teil der Nut gefiihrt 
wird. Sind auf diese Weise vier Gewindegange ausschabloniert, so wird die 
Schablone h (Abb.122) auf der Spindel versetzt, und zwar so, daB der letzte 
Schablonenzapfen h in den letzten ausschablonierten Gang eingesetzt wird usw., 
bis die Gesamtlange der Schnecke modelliert ist. Diese Arbeit ist nicht nur sehr 
zeitraubend, sondern sie erfordert auch auBerst genaues Arbeiten des Formers 
und eine immerhin verwickelte Vorrichtung. 

b) Man kann auch die beiden Formkasten, jeden fiir sich behandelt, iiber 
einem Teilmodell aufstampfen. Dieses Teilmodell1 entspricht vier Gewinde
gangen der Abb. 121, nur muB das Modell, wenn es 
fertig ist, in der Mitte aufgeteilt und wieder zusammen
gediibelt werden. Abb.124 zeigt den Schnitt durch 
den Formkasten l, welcher auf einen Aufstampf
boden m aufgesetzt ist. Die Welle n, entsprechend 
langer als das herzustellende GuBstiick, liegt in der 

Jf2'l I 
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Mitte des Aufstampfbodens m. Nun wird der halbe Abb.124. Elnsetzen von Modell
Modellteil auf die Welle aufgesetzt, d. h. an den eben- tell e in den unteren Formkasten. 

1) Schneckenmodellaufbau siehe Lower: "Der Modellbau, die Modell- und Schablonen
formerei", S_ 114, Abb. 298/99. Berlin: Julius Springer, 1931. 



38 Beispiele von Schablonen zum Formen. 

falls eingelegten Modellschaft e (Abb. 123) angelegt und beide Teile zusammen 
eingestampft. Beim Ausheben muB das Schneckenmodell etwas gedreht werden, 
entsprechend dem Gewindegang. So wird stiickweise die ganze Schneckenlange 
von 4000 mm geformt. Diese Arbeit hat den Nachteil, daB jedesmal, wenn vier 
Gewindegange aufgestampft sind, der Kasten gehoben, gewendet, der Modellteil 
wieder eingesetzt und die Form gestampft werden muB. Wenn man diese 
Arbeit an zwei Kasten und auf diese Lange berechnet, so kommen die Ge
stehungskosten ebenfalls sehr hoch. 

e) Die dritte Ausfiihrung ist nun einfacher und erfiillt denselben Zweck, 
ist auch wirtschaftlich tragbarer. Auch hierbei wird das gleiche zweiteilige Teil-

I 
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Abb. 125. Aussehabionieren des Herdes. Abb. 126. Beistampfen des Teilmodells. 

modell benotigt wie bei der zweiten Ausfiihrung, nur ist der Arbeitsvorgang wieder 
etwas anders: Der Former nimmt zwei gut aufeinandergefiihrte Formkasten h 
(Abb. 125 u. 126), fiiIlt eine KastenhiiJfte wie gezeichnet auf und befestigt je
weils auf den oberen Flachen der beiden Formkastenhalften die beiden Richt
leisten a (Abb. 125). Mit dem Lehrenbrett d, welches seine Fiihrung zwischen 
den Leisten a hat, schabloniert der Former nun den Durchmesser der Schnecke, 
in diesem Falle 400 mm, aus dem Formkasten aus. Dann wird zunachst die eine 
Halfte des Modellteils e (Abb. 123) in die ausschablonierte Offnung eingelegt 
und eingestampft. Seine Fiihrung erhalt der eingelegte Modellteil e durch die 
beiden Scheiben e1 . Nun legt der Former wieder die eine Halfte des Teilschnecken
modells, wie bei der vorigen Ausfiihrung beschrieben, an den Teil e an und stampft 
durch Weiterlegen des Modells die Schnecke in ihrer ganzen Lange auf, wie Abb. 126 
zeigt. 

Die zuletzt geschilderte Ausfiihrung der Form diirfte wohl die wirtschaft
lichere sein. Die erste unter a dargesteIlte, etwas teure Ausfiihrung diirfte sich 
sehr gut fiir Schnecken von groBerem Durchmesser eignen. 

23. SchalenfOrmiger Untersatz (Abb. 127·· ·138). Es sollen hier zwei Arten 
der Formherstellung zum GuBstiick nach Abb. 127 behandelt werden. Bei Lehren

Abb. 127. Sehaienfiirmiger 
Untersatz. 

arbeiten sollte kein Modellbauer 
so ohne weiteres selbstandig ar
beiten, denn auf diesem Gebiet 
fiihren viele Wege zum Ziel und 
auch die Einrichtung einer GieBerei 
muB beriicksichtigt werden. An 
dem GuBstiick sind zwischen dem 
unteren und dem oberen Flansch 

Abb. 128. ModellaufriB am Umfang in gleichen Abstanden 
(groBer Fianseh naeh unten die Rippen a (im vorliegenden 

gegossen). 
FaIle 8 Rippen) eingesetzt. Abb.128 

zeigt den halben ModellaufriB mit der Bearbeitungszugabe von 5 mm ringsum, 
Abb.129 den Schnitt durch die ausgegossene Form, wobei der kleine Flansch 
nach oben liegt. Die Herstellung der Form geht wie folgt vor sich: Der Unter-
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kasten h wird genau uber Mitte Spindel gesetzt, nach der Wasser waage ausgerichtet 
und aufgestampft. Nun wird uber Mitte Spindel auf den aufgestampften Unter
kasten ein Blechzylinder von etwa 1000 mm 1. W. genau zentrisch aufgesetzt und 
im Innern etwa 350 mm hoch aufgestampft. 
Dann wird der Blechmantel entfernt und der 
aufgestampfte Ballen mit dem Lehrenbrett 1 
(Abb. 130) nach der auBeren Form des GuB
stuckes abschabloniert. Nunmehr werden die 
acht Rippenmodelle (Abb. 131) an den Ballen an
gesetzt und durch Formstifte gesichert. Danach 
wird der mittlere Kasten g (Abb. 129) auf den 
Unterkasten h aufgesetzt, eine dunne Lag'e Sand 
aufgefiillt und der eingezeichnete Rost, der mit 
vier Osen zum Aufhangen und mit Aussparungen 
fur die Rippen und Trichter versehen ist, ein- Abb.129. Ausgegossene Form zu Abb.128. 
gelegt. An dem Rost werden je drei Vierkant-
eisen e, etwa 6 mm stark, welche zwischen die Rippen zu liegen kommen, be
festigt, damit die Ballen zwischen den Rippen Halt bekommen. Beim Auf
stampfen des Mantelkastens g werden die Form
stifte aus den Rippen wieder entfernt. Nachdem 
der Mittelkasten glatt abschabloniert i~t, wird 
der Durchmesser von 770 mm scharf angezeichnet 
und die GieBtrichter werden bis zur Oberkante 
des Mittelkastens g hochgezogen. Nun wird der 
Oberkasten c aufgesetzt, der GieBtrichter d hoch
gezogen, der Steigtrichter t gestellt und genau 
uber Mitte Spindel ein Blechzylinder von etwa 
300 mm 1. W. gesetzt, der Oberkasten voll
gestampft und abgehoben. 

J25 

Abb.130. Lehrenbrett t. 

Mit dem Lehrenbrett m (Abb. 132), ohne den Ansatz p, wird im Mittelkasten g 
ein Hohlraum - etwas kegelig (600/605 mm) - ausgedreht und in den so ent
standenen Hohlraum ein Lehmkern von 600 mm Durchmesser und .. _ z~ 
etwa 200 mm Hohe (voller Boden) mit drei Osen eingesetzt. Nun 
wird der Oberkasten wieder zugedeckt, der Lehmkern durch Haken
schrauben angehangt und dann der Oberkasten wieder abgehoben. 
Hieraufwird das Lehrenbrett m (Abb. 132) einschlieBlich Ansatz p 

~.~ 
2t1. - 2'10 

an dem Spindelarm befestigt und mit diesem Lehrenbrett die Eisen- Abb. 13l. 
starke y (Abb.129) mit dem kleinen Flansch (wie auf dem Lehren- Loses RippenmodeU. 
brett schraffiert gezeichnet) aus dem MantelkasUm g ausschablo-
niert. Die miteingestampften acht Rippenmodelle a (Abb. 127 und 131) durfen nach 
innen nicht vorstehen, damit sie beim Ausschablonieren nicht hinderlich sind und 
der Former sie nicht zuruck- I.f 11 
schlagen muB, wodurch ein ,.--1-------------, 
unsauberer AbguB entste
hen wurde. J etzt wird der 
Mantelkasten g entfernt, die 

m 

acht Modellrippen aus dem ~:u · 60(1. .. . 

L.-___ ---'--.... 

M 
--850¢---==-

n 

- 1010"'------o-i 
~~W¢------~ Kasten eingezogen und der 6S0¢ 

K t fi t · ht Abb. 132. Lehrenbrett m. Abb. 133. Lehrenbrett n. as en er 19gemac . 
Nach Erledigung dieses Arbeitsvorganges wird der im Unterkasten h befindliche 

Ballen i mit dem Lehrenbrett n (Abb. 133) abgedreht, wobei der Umlauftrichter k 
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(Abb.129 und 133) gleich mit anschabloniert wird. Nach dem Fertigmachen wird 
die Fprm entsprechend besehwert und ausgegossen, wie Abb. 129 zeigt. 

Und nun im Gegensatz zu dieser Herstellungsweise die zweite Art des Vorge
hens: Wahrend man bei der Ausfiihrung nach Abb. 129 einen Lehmkern verwendet, 

-850V<-----t 

J 

Abb. 134. ModellaufriB zu Abb. 127 
(kleiner Flansch nach unten gegossen). 

ist bei der Herstellung der Form nach Abb. 134 iiber
haupt kein Kern notig. Die Form wird hier mit dem 
groBten Flanseh nach oben hergestellt und gegossen. 

M 

Abb. 135. Lehrenbrett r. 

Zur Herstellung dieser 
Form wird zunachst ein 
Lehrenbrett r nach Abb. 
135 zum Ebnen des 
Kastenschlusses 1-1 be
notigt. Nach dem Ent
fernen des Einsatzes 8 aus 

diesem Lehrenbrett wird dann der Flanseh b (Abb. 134) aufsehabloniert. Mit dem 
Lehrenbrett t naeh Abb. 136 einsehlieBlich Ansatz u wird die RippenauBenkante q 

M in dem Mittelkasten aus- bzw. ansehabloniert. Naeh 

t 

M 
Abb. 136. Lehrenbrett t. 

dem Entfernen des Ansatzes u vom Lehrenbrett t wird 

M 
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Abb.137. Lehrenbrett o. 

mit diesem Lehrenbrett 
die Mantelflaehe 2 naeh 
Abb. 134 ausschabloniert. 
Das Lehrenbrett 0 naeh 
Abb. 137 dient zum Aus
schablonieren der Auf
stampfflache 3-3 fiir den 
oberen Ballen und den 

KastensehluB des Oberkastens und das Lehrenbrett v nach Abb.138 zum Auf
sehablonieren des Ballens 4--4 im Unterkasten mit der Fiihrung des Kasten-

M sehlusses 1-1. 

v 

1 
Abc. 138. Lehrenbrett lJ. 

Naeh diesen Ausfiihrungen erseheint die Ausfiih
rung nach Abb. 134 vorteilhafter und billiger als die 
Rerstellung der Form nach Abb. 129. Es liegt aber 
ganz bei der GieBerei, wie diese die Lehrenform auf
baut, denn die GieBerei gibt bei der Lehrenformerei 
immer den Aussehlag. 

24. Haube mit Stutzen (Abb.139···141). Bei Her
stellung dieser Form grabt man ungefahr 400···500 mm 

unter dem Koksbett A die Sehabloniervorriehtung g mit Zementsoekel h ein, 
fiillt lockeren Sand auf und richtet das Koksbett A her, wobei ein Gasrohr I 
zum Abziehen der durch das GieBen entstehenden Gase anzuordnen ist. Auf 
diese Schiittung kommt Formsand bis zur Rohe des GieBereibodens, doch gibt 
man auch um die Spindel herum kleinkornigen Koks. 1st der GieBereiboden 
erreieht, so wird ein Bleehzylinder in GroBe des auBeren Durehmessers der 
Raube um die Spindel gesetzt und bis zur Rohe des zylindrischen Telles der 
Haube fest aufgestampft, wobei kleinkorniger Koks urn die Spindel gelegt wird. 
1st der Bleehzylinder gut aufgestampft, wird er entfernt, die Mantelsehablone i 
(Abb.140) an der Spindel angebraeht und Kriimmung a sowie Flansch b auf
schabloniert. An der Stelle, wo der Stutzen zu sitzen kommt, sehlagt der Modell
bauer einen kleinen Stift c ein, der spitz zugefeilt wird. Beim Drehen der 
Sehablone urn die Spindelaehse wird dureh diesen Stift die Stutzenmittellinie 
angerissen, also die Stelle, wo der Former das geteilte Stutzenrnodell m 
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(Abb. 141) anzulegen hat. 1st nun die auBere Mantelform fertig abschabloniert , 
so streicht man sie an, am besten mit dickfliissigem Modellack oder man be
legt sie mit Papier wie bei allen derartigen Lehrenarbeiten. Dann wird mit 
dem Aufbau der Formkasten begonnen, deren Anzahl sich nach der Hohe der 
Haube und den Abmessungen der verschiedenen Kasten richtet. In Abb. 139 
sind drei Formkasten angenommen; die Teilstelle zwischen Kasten kl und k2 solI 
moglichst mit der Stutzenmitte zusammenfallen; ist das nicht moglich, so muB 

d 

Abb. 139. Raube mit Stutzen (fe£tige Form). 

der Former bis zur Stutzenmitte an
schneiden. Formkasten ka dient als 
Abdeckkasten; d ist Steigtrichter, 
e EinguB. Die Zahl der Eingiisse rich
tet sich nach der GroBe des GuB-
stiickes. 

Abb. 140. Lehrenbretter i und I. 

Nach dem Aufstampfen werden die Kasten ka und k2 abgenommen, das an
gelegte Stutzenmodell entfernt und Unterkasten kl abgenC!mmen. Der Modellack 
oder das Papier derauBeren Form wird entfernt und mittels Schablone l (Abb. 140) 
der Kern abgedreht, d. h. der Former schneidet die Wand- oder Eisenstarke 
von der auBeren Mantelform abo Der so erhaltene Kern wird mit Luftstichen 
versehen, ausgebessert und, nachdem er mit Graphit und Holzkohle eingestaubt 
ist, wie die Mantelform sauber poliert. 

Das Fertigmachen der Form geht so vor sich: zuerst wird die Spindel aus 
dem Kern herausgezogen, die entstandene Offnung mit Koks aufgefiillt und 
das obere Ende mit Sand ausgestampft. Dann wird Unterkasten kl' der durch 
eingeschlagene Holzpflocke bereits seine genaue Stellung 
hat, aufgesetzt und der Stutzenkern m an den Mantel
kern· angelegt. Die Luft dieses Kerns wird durch den 
Mantelkern, also nach innen, abgefiihrt. Nachdem Mittel
kasten k2 und Oberkasten ks aufgesetzt sind, wird die Form 
von auBen fertig gemacht, d. h. EinguBkasten e und Steig
kasten d werden aufgesetzt und von auBen gepriift, ob 
die Kasten gut und dicht schlieBen. Damit das ein
flieBende Eisen die Formkasten nicht hebt, wird der obere Loses ~~~iz~~~odell. 
Kasten durch Gewichte beschwert. 

Bei dem zweiteiligen Stutzenmodell m (Abb. 141) ist Halbmesser r gleich 
dem halben auBeren Durchmesser der Haube. Durch die Teilung des Stutzens 
ist es dem Former leicht moglich, das Modell genau und gerade an den Mantel 
anzulegen. 
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25. Kesselstutzen (Abb. 142·· '146). Da dieses GuBstiick zylindrisch, doch 
ungleich hoch ist und am unteren Ende einen Kesselflansch hat, ist das Aus
schablonieren der Form mit etwas Schwie-
rigkeiten verbunden. 

- 9.'09 ----
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Abb. 142. Kesselstutzen. 

~ 
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Abb. 143. Unterkasten mit Ballen und 
Flanschmodell. 

Abb.143 zeigt, wie der Ballen B auf den Unterkasten A aufgetragen wird; 
hierzu fertigt der Modellbauer einen Rahmen an, dessen Kopfstiicke C durch 

G 
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Abb. 144. Mantel- nnd Oberkasten. 

Abb . 145. Ballenanordnung. 

o 0 

a 

G 

die Leisten a und b mitein
ander verbunden sind. Die 
Stiicke C haben unten eine 
gerade Auflageflache und sind 
oben nach dem Halbmesser 
von 875 mm gekriimmt. Die 
Verbindungsstiicke a' und b 
werden von der Zylinderflache 
aus in C eingelassen, geleimt 
und verschraubt. a hat in der 
Mitte ein Loch im Durch
messer der Spindelstarke, so 
daB sich der ganze Rahmen 
leicht tiber die Spindel setzen 
lant. Ist der Rahmen auf den 
Unterkasten A aufgesetzt, so 
wird der Ballen B aufge
stampft und Flansch F, der 
als Holzmodell herzustellen 
ist, auf diesen Ballen B auf
gesteckt. Nun setzt der For
mer seinen Mantelkasten G 
(Abb. 144) auf, stampft ihn 
voll, schabloniert ihn fiir den 

Oberkastenballen D mit Schablone A bis an die Stelle H aus und schneidet den 
Zwischenraum Hi fort. Dann setzt er den Oberkasten K auf und stampft ihn 
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gleichfalls voll. Als Fuhrung dienen dabei die anschablonierten Zentrierungen a 
und a1 . Abb.144 zeigt links den aufgestampften Oberkasten K, rechts den 
mit Schablone A ausschablonierten Mantelkasten. In den Ballen D des Ober
kastens legt man beim Auf
stampfeneinenRostR (Abb. 145) 
ein, um ihn fest am Oberkasten 
aufzuhangen. 

Abb. 146 zeigt rechts, wie 
die Wandstarke niit Schablone 
L aus dem Mantelkasten G aus
schabloniert wird, nachdem der 
Oberkasten K wieder abgenom
men Wurde. Der Former muG 
wieder bis an den Punkt H aus
drehen und die Wandstarke HI 
wieder ringsherum aus dem 
Mantelkasten ausschneiden. 

o 0 o 0 

o 01---1 0 0 
IS 19 6} lSI 

Abb. 146. Fertigschablonieren des Mantelkastens. 

Links zeigt Abb. 146 den fertig aufschablonierten Mantelkasten G. Wenn der 
Mantelkasten G ausschabloniert ist, wird er abgehoben, Flansch Fund Rahmen G 
(Abb.143) mit Verbindungsstucken werden ausgehoben, die durch die Leisten a 
und b entstandenen Hohlraume werden mit Formsand ausgefUllt und die Form 
gieGfertig gemacht. 

Abb.145 zeigt die Ballenanordnung. 
26. Zwischenstiick (Abb.147···157). Abb. 148 zeigt die ausgegossene Form. 

Damit der schwere Ballen 111 am Oberli:asten einen festen Halt hat, ruht er auf 
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Abb.147. Z wischenstiick. 
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Abb. 148. Ausgegossene Form. 

einem Rost D, der durch mehrere Ver
bindungsschrauben E am Oberkasten A 
gehalten ist. F sind die mittels Schablone 
im Mantelkasten aufgestampften Platten 
fUr die Fenster H. 

Abb.149. Ausschablonieren des Unterkastens. Urn die Form herzustellen, baut der 
Former erst den SpindelfuB b (Abb. 149) 

mit Spindel c ein und schabloniert die Zentrierung t von 1500 mm Durchmesser 
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fUr den Mantelkasten und die Ballenfiihrung g. Danach wird die Kastenfuge 
zwischen Unter- und Mantelkasten mit Trennsand bedeckt, der Mantelkasten C 

Abb.150. 
Ausschablonieren fiir den Oberkasten. 

aufgesetzt und auf
gestampft (Abb.148), 
wobei der innere 
Raum durch einen 
Blechzylinder von 
rund 800 mm Durchmesser frei
gehalten wird. N achdem der 
Mantelkasten rings urn den 
Blechzylinder aufgestampft ist, 
wird letzterer herausgenommen 
und mit Schablone i (Abb. 150) 
das falsche Bett zurn Auf
stampfendesBallensA l (Abb.151) 
ausschabloniert und mit dem 
an i befestigten Brett k zugleich 
auch der Sitz fUr den Ober
kasten A. Es ist besonders dar
auf zu achten, daB alle Schablo
nenbretter genau winklig zur 
Spindel am Arm befestigt werden. 

Abb.151. 
Oberkasten mit 

anhiingendem 
Ballen. 

Der Mantelkasten G wird etwas verjiingt ausschabloniert (Abb. 152), urn den 
Ballen A1leichter ausheben zu konnen. Abb. 153 zeigt die aus dem Mantelkasten G 
auszuschablonierende Wandstarke G von 25 mm. Hierzu ~ __ ~ ____ .., 
benutzt der Former wieder die Schablone i (Abb. 150) i ° o· f/) f/) I 

und setzt Leisten in Dicke der Eisen- -iffi::pzri::f/)=f/):-=.;:;f/):-i0=-j1' .---_, 
"",.,,~. j;;;;;;;;;;;;;==::;::===l starke auf diese Schablone auf " 1?'t='mm'~~.t--IJ.' 

ql (Abb.154). 1st die Wand und Flan- I 

Ie 

Abb. 152. Mantelkasten. Abb. 153. Ausschablonieren der 
Elsenstiirke. 
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Abb.154. m' 
Lehrenbrett zu Abb. 153. 

schenstarke ausschabloniert, wird der Mantelkasten vom Unterkasten abgehoben, 
Schablone Abb. 155 an der Spindel befestigt und aus dem Unterkasten B die 

___ 520 

__ 8JOp 

Abb. 155. Lehrenbrett zum Herd B Abb. 148. Abb. 156. Ausschablonieren des Herdes. 
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Flansehenstarke J (Abb. 156) ausgedreht. Abb. 157 zeigt sehlieBlieh noeh den 
in Holz vom Modellbauer angefertigten Rahmen zum Aufstampfen der Platten F 

Abb, 157, Modellrahmen. 

(Abb. 148) fiir die Fenster H (Abb. 147), die, in der 
Form beigestriehen und mit Formstiften befestigt 
werden. 

C. Schablonicrcn in Lchm. 

27. Rohr mit Stutzen (Abb. 158·· '163). Es handelt 
sieh hier eigentlieh um Modellformerei in Sand, 
jedoeh wird das Modell in seinem Hauptteil nieht aus 
Holz hergestellt, sondern aus Lehm sehabloniert. 

Abb. 158 zeigt das Lehmmodell. Der Haupt. 
korper A ist zylindriseh und kann auf der Kerndreh
bank hergestellt werden. Das geht wie folgt vor 
sieh: zuerst wird der eigentliehe Kern im Dureh· 
messer von 400 mm aufgedreht. Der Kernmaeher 
nimmt dazu ein kraftiges dureh16chertes Gasrohr, 
um die Luft aus dem Kern abfiihren zu konnen, und 
dreht um dieses Rohr bis auf eine Starke von etwa 
300 mm Strohseil; alsdann wird Lehm aufgetragen 
und der Kern auf 400 mm Durehmesser fertig gedreht, 

gesehwarzt und getroeknet. 
Alsdann wird mit einer 

Sehablone nach Abb.159 die 
Wandstarke von 18 mm auf 

~!.--~C~ _____ f~ ______ ~ 
~-------------~QQ----------------~ 

Abb. 158. Lehmmodell zu cinem Rohr mit Stutzcn. 

Abb. 159. Kernbrett. Abb.160. Modellteil (Flanschen B), 

den Kern von 400 mm Durehmesser aufgetragen, so daB der zylindrische Mantel 
einen Durehmesser von 436 mm hat. Zu diesem Lehmmodell hat der Modell
bauer weiter anzufertigen: vier halbe Flansehen B (Abb. 160), einen Stutzen D 
mit Flansch E (Abb. 161), eine Kerndrehsehablone e (Abb. 162) und einen Kasten 
zulli Ausziehen des Stutzenkernes (Abb. 163). 

Sehablone A (Abb. 159) ist ein glattes, bei b abgeschragtes Brett mit einer 
Aussparung von 18 mm gleieh der Wandstarke. Die vier halben Flansehen B 
(Abb.160) werden, wenn es sieh nur urn einen AbguB handelt, aus zwei vollen 
Holzseheiben gedreht; wird das Lehmmodell jedoeh fiir mehrere Abgiisse ver
wendet, so empfiehlt es sieh, jeden Flanseh aus drei Ringen zu je seehs Segmenten 
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zu verleimen. Es werden zwei Ringe gedreht und jeder Ring durchgeschnitten, 
da man die halben Ringe nach dem Oberkasten zu nur ansteckt, wobei mit a die 
Locher zum Befestigen der Ringe am Lehmmodell bezeichnet sind. Abb. 161 gibt 
bei I zweiAnsichten, bei II einen Schnitt durch den Stutz en D, deraus Holz an
gefertigt wird. Flansch E wird zweiteilig ausgefuhrt und in D eingedreht, damit 
die Halfte beim Abheben des Oberkasten;; mit hochgeht. D wird vom Modellbauer 
genau nach MaB auf den zylindrischen Mantel aufgesetzt und durch die Locher a 
befestigt. . 

Mit der Schablone e (Abb.162) wird der Kern fUr den Stutzen D gedreht. 
e hat am unteren Ende des Schaftes f einen Stift i. Der Kernmacher nimmt ein 

glattes Brett, setzt den Stift in das Brett ein und 
dreht den Kern so auf. Dieser Stutz en kern muB 
nun an einem Ende nach dem Halbmesser von 
200 mm ausgerundet sein. Hierfur fertigt der 
Modellbauer einen Kasten nach Abb. 163 an, den 
der Kernmacher uber den Kern setzt und der 
Kante a entlang abstreicht. 

e 

150 

Abb. 161. Loser Modellteil (Stutzen Abb. 162. Lehrenbrett Abb. 163. Abstreichkasten zum 
Stutzenkern. mit Flansch). zum Stutzenkern. 

Sobald die GuBform hergestellt ist, werden samtliche Holzteile von dem Lehm
modell abgenommen, die aufgedrehte Wandstarke am Lehmzy'linder wird los
geklopft und der Zylinder von 400 mm Durchmesser nochmals geschwarzt, so 

f 

Abb. 164. In Lehm hergestellte 
Zylinderform. 

daB er dem Former 
als Kern zur Verfu-

$ gung steht. 
$ Wir sehen an die-

d 

Abb. 165. 
Herstellen des Mantelkernes. 

sem Beispiel, daB zum 
Aufbau des Modells 
der Kern selbst die 
Unterlage bildet, 'und 
daB bei Lehmmodellen 
groBe Ersparnisse an 
Modellbauerlohnen und 
Holz moglich s,ind. 

28. Zylinder (Abb. 
164 und 165). GroBe, 
besonders hohe For
men werden meistens 
in Lehm hergestellt, 
weil dieses Verfahren 
der vielseitigen An
wendung fahig ist. Die 

Schablonenformerei in Sand wird im allgemeinen auf Stucke beschrankt, die 
unmittelbar im Boden schabloniert werden oder nur geringe Hohe aufweisen, 
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wahrend man in Lehm bis auf 3···4 m Hohe gehen kann. Auch bei der Lehm
formerei spielt die Schablonenspindel eine Hauptrolle. 

Abb. 164 zeigt eine in Lehm hergestellte Zylinderform. Der auBere Mantel A 
wird auf einer GuBplatte d aufgemauert, und zwar so, daB beim Ausdrehen mit 
der Schablone f die innere Wand des Mantels noch mit einer glatten Lehmschicht 
von 20···25 mm aufgefullt werden muB. Die Schrage a-b dient als Zentrierung, 
urn dem Kern B beim Einsetzen eine genaue Fuhrung zu geben. 

Abb.165 zeigt die Herstellung des Kernes B, der auch auf einer GuBplatte 
d aufgemauert, mit einer Lehmschicht g versehen und mit Schablone 11 abgedreht 
wird. Dabei muB die Schrage a-b der gleichen Schrage in Abb. 164 entsprechen. 
Zur Herstellung dieser Form hat der Modellbauer nur die zwei Schablonenbretter 
lund 11 anzufertigen, wahrend die Kosten fur ein Zylindermodell immerhin recht 
betrachtlich waren. Der angegossene "verlorene Kopf" c dient als Trichter, 
damit genugend Eisen nachlaufen kann, der AbguB also nicht poros wird. Mantel
form A kann ohne Teilung hergestellt werden, weil der groBte Durchmesser des 
Kernes B sich glatt von oben einsetzen laBt. Das ware nicht moglich, wenn der 
Kern in seinem Durchmesser groBer ware als die Kerneinfiihrungsstelle am 
Mantel A; in diesem FaIle muBte die auBere Mantelform in der Langsrichtung 
geteilt werden (s. Heft 14, Abb. 21). 

, 
Abb. 166. Ungewohnliches Formstiick . 

29. Ungewohnliches Formstiick 
(Abb. 166·· ' 179). Beim Herstellen 
der Form zu diesem GuBstuck kann 
man das "Abwicklungsverfahren" 

Abb.167 . Herstellung der Lehmform 
im Abwicklllngsverfahren . . 

Abb.168. 
Stutzenmodell mit Kernmarke c 1. 

nach Abb.167 anwenden, oder aber man wahlt die aufgemauerte Lehmform 
(Abb.179). Bei beiden Ausfiihrungsarten kann man die gleichen Modellteile ver
wenden. Ein "verlorener Kopf" ist wegen der gleichmaBigen, verhaltnismaBig 
geringen Wandstarke entbehrlich. Zur Herstellung jeder der beiden Ausfuhrungs
arten werden benotigt: ein Stutzenmodell c mit Kernmarke c1 nach Abb. 168, zwei 
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halbe Flanschmodelle d mit je drei Rippen, ein zweiteiliges Flanschmodell emit 
290 fiinf Rippen und ein Rippenmo-

~.q ~ ~ dell e1 nach Abb. 169, zwei halbe III~ --,..,.-,,-, 
Flanschmodelle f mit je drei I:!~ --l.I...-I.j 

d . U ~ Rippen nach Abb. 170 und ein ' 1--+------. 

-~i6- Lehrenbrett g nach Abb. 171. 
I 635 

I/(} 

Abb. 169. Flanschmodelle d und e, 
Rippenmodell e, . 

Abb. 170. Flanschmodell t. 

Abb.171. Lehrenbrett g. 

In Anbetracht der GroBe des Stutzens c nach Abb. 168 wird 
man dafiir kein Holzmodell anfertigen, da es nur unnotig die Ge
stehungskosten des GuBstuckes erhohen wurde. Man fertigt auch 
dieses Modell aus Lehm an und benotigt dazu nur ein zweiteiliges 
Flanschmodell d1 nach Abb. 172 und ein Lehrenbrett d2 nach 

'10 Abb. 173. Der schraffierte Tell C2 am 
Stutzenmodell muB dann beim Anpassen 
ausgearbeitet werden. Bei der Herstellung 
der aufgemauerten Lehmform werden 
noch eine eiserne Platte nach Abb. 174 
und die Lehrenbretter nach den Abb. 175, 
176 und 177 benotigt. 

a) Das Abmantelungsverfahren 
nach Abb. 167 geht nun wie folgt vor Le:r~~biZt~' d,. 

Abb. 172. Flanschmodell. . h D F ·bt d S· d 1 B 
SlO: er ormer gl er pm e a au er 

der unteren Fuhrung in einer entsprechend groBen und zweckmitBig hergerichteten 
eisernen Platte moglichst auch oben eine Fuhrung (vielleicht an einem sogenann-

Abb.174. Eiserne Platte r (r , ). 

11 ten Galgen). Dann wird 
~-------h der Kern h auf etwa 

Abb. 175. Lehrenbrett i. 

l l>Ii:1 

~: I. 1----17501/1.---/1 

Abb. 176. Lehrenbrett I. 

2750 mm Hohe im 
Durchmesser von etwa 
600 mm aufgemauert, 
auf den auBeren Durch-

I I m li 
~ t=1350¢-11 

Abb.177. Lehrenbrett m. 

messer eine Lehmschicht aufgetragen und mit einem geraden Lehrenbrett der 
auBere Kerndurchmesser von 625 mm aufschabloniert. Nunmehr wird der Kern 
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getrocknet und geschwarzt, die Eisenstarke von 40 mm auf den Kern h aufge
tragen und mit dem Lehrenbrett g (Abb. 171) auf MaB gebracht. Die Flansch
modelle d und e (Abb. 169) sowie f (Abb. 170) sind auf dem Lehrenbrett 
schwarz angezeichnet, und an diesen Stellen bleibt, wie am Lehrenbrett auch 
ersichtlich, die Lehmschicht von 40 mm nicht bestehen; sie wird hier durch 
das Schablonieren entfernt, und es entstehen Nuten, die zum Einsetzen der 
genannten Flanschen mit ihren Rippen dienen. Das Lehrenbrett g muB unbedingt 
starr an der Spindel befestigt werden, d. h. das obere Querbrett i darf nicht zu 
schmal sein. 1st nun die Eisenstarke auf den Kern h (Abb. 167) aufschabloniert, 
so werden die Flanschmodelle nach Abb. 169 und 170 an dem Lehmkorper be
festigt und der Modellstutzen c (Abb. If)8) wird ebenfa1l8 angebracht, und zwar 
auf das genaue MaB von Mitte GuBstuck bis auBen Flansch im Betrage von 
875 + 5 mm Bearbeitungszugabe = 880 mm. Der Lehmformer wird hierbei an 
der Stelle, wo der Stutzen zu sitzen kommt, eine kraftige Schraube anbringen, urn 
damit den Lehmstutzen einwandfrei am Lehm
modellkorper befestigen zu konnen. Man hat 
dabei den Vorteil, daB man dann mit derselben 
Schraube spater den Stutzenkern befestigen 
kann, wie Abb. 179 zeigt. l 

Nunmehr wird auf das fertige Lehmmodell 
etwa 40···50 mm Lehm aufgetragen und dann 
eine Reihe starker Kerneisen k (Abb. 167 und 
178) eingesetzt. Diese Kerneisen sind am oberen 
Ende mit Osen versehen, passen sich genau dem 
auBeren Profil derLehmform an und werden, wie Abb. 178. Kerneisen. 

Abb. 178 zeigt, wieder durch eine Reihe kriiftiger 
Quereisen t verbunden. Alsdann wird diese Ummantelung nochmalsdurch eine 
starke Lehmschicht gesichert. An den Stellen, wo die Rippen sitzen, also wie in 
Abb.167 links punktiert und rechts gezeichnet, und an der Stelle, wo der Stutzen 
sitzt, mussen die Lehmschichten entspre
chend herumgebaut werden. Nachdem die 
so hergestellte auBere Ummantelung ge
trocknet und in der Richtung L-M (Abb. 
178) mit einem Lehmmesser getrennt ist, 
werden die beiden auBeren Mantel seitlich 
abgehoben. Nun wird die Eisenstarke vom 
Kern entfernt, der Kern selbst wieder ausge
bessert, nochmals geschwarzt und dann der 
Stutzenkern an diesem Hauptkern befestigt. 

Die Teilung dieser Lehmform muG 
durch die Mitte des angebauten Stutz ens 
gehen, dementsprechend mussen also die 
Rippen an den Modellringen nach Abb. 169 
und 170 so befestigt sein, daB der Former 
sie mit der auGeren Ummantelung abziehen 
und nachher einzeln, wie die halben Ringe, 
aus dem Lehmmantel herausziehen kann. 

~ I~ 

b. 

I , 
j 

i' , 
j 

., 

?'.;.': 
.\; ," 

S 

~ w 

'. .•. T .::)\ ····.:::;,i:i[ 
f:. 7l;~ :{. '::,V::::::"'.; 

u 

, :..J..,-I-,l , 

.. . --.... -

............. 

w~ 

-uu 
Der geteilte Mantel wird nun' durch Quer- Abb. 179. Aufgemauerte Lehmform. 

eisen, welche mit Osen versehen sind (wie 

~ 
V 

Abb. 178), verbunden und die ganze Lehmform in einer GieBgrube eingestampft; 
dabei werden auch die GieBvorrichtungen angebracht. 

LOwer, Modelltlschlerei II, 2. Auf!. 4 
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b) Etwas umstandlicher, aber im allgemeinen iiblich, ist die Herstellung einer 
gemauerten Lehmform nach Abb.179. Hierbei werden Kern und Mantel 
unabhangig voneinander hergestellt. Dieser Arbeitsgang geht wie folgt vor sich: 
Man baut den inneren Kern auf einer eisernen Platte auf und schabloniert ihn 
auBen auf den Durchmesser von 625 mm abo Die untere KernfUhrung wird gut 
kegelig hergestellt, damit sich der Kern beim Einsetzen in die Form gut einfiihren 
laBt. Die oberen 6sen dienen zum Anhangen des Kernes beim Befordern und 
Einsetzen in die Form.Der AbschluBkasten n nimmt die EinguB- und Steige
trichter auf. Bei derHerstellung dieser Form kann man auch die Flanschmodelle 
nach Abb. 169 und 170 fehlen lassen und liefert nur die Rippenmodelle mit an 
die GieBerei. Der Aufbau des auBeren Mantels geht so vor sich: Aufbau des 
Telles 0, Einschablonieren der kegeligen Kernfiihrung und Ausdrehen des unteren 
Flanschringes mit dem Lehrenbrett i (Abb. 175). Dann Auflegen der eisernen 
Platte r nach Abb. 174 und Einsetzen der Rippen e, wobei die sechs Rippen urn 
die Flanschendicke (35 mm + 5 mm Bearbeitungszugabe = 40 mm) langer sein 
miissim: Dann wird der Teil p aufgebaut und aus diesem mit dem Lehrenbrett l 
(Abb. 176) der Flansch von 1750 mm Durchmesser ausgedreht. Nun wird eine 
eiserne Platte r1 nach Abb. 174, jedoch nur mit fiinf Schlitz en e und einer Aus
sparung fiir den Stutzen (wie schraffiert gezeichnet) aufgelegt, das Stutzenmodell 
und das Rippenmodell 8 (Abb. 179) angesetzt. An der Stelle, an welcher der 
Stutzen sitzt, muB seitlich eine 6ffnung zum Befestigen des Stutzenkerns ange
bracht werden. Nachdem der Teil q aufgebaut ist, wird mit dem Lehrenbrett m 
(Abb. 177) der obere Flansch ausgedreht, und die sechs Modellrippen u werden 
in die Form eingeschnitten. Nunmehr werden die drei aufeinandersitzenden 
Telle 0, p und q mit einem geraden Lehrenbrett auf 705 mm inneren D,urch
messer ausschabloniert, dann abgehoben und die Modellteile herausgenommen. 
Hierauf wird die Form geschwarzt und gieBfertig gemacht, d. h. wieder zu
sammengesetzt, verschraubt und in die GieBgrube eingestampft. Auf die eiserne 
Abdeckplatte v (Abb. 179), welche mit 6ffnungen fUr die EinguB- und Steig
trichter versehen ist, wird der AbschluBkasten n aufgesetzt, in dem die Ein
giisse und Steigetrichter eingeschnitten werden. 



Verlag von Julius Springer jn Berlin 

Modelltischlerei. Von R. LOwer. Erster Teil: Allgemeines. Einfachere 
Mod e 11 e. Z wei t e, verbesserte Auflage. (Werkstattbiicher, Heft 14.) Mit 141 Ab
bildungen im Text. 54 Seiten. 1936. RM 2.-

Handformerei. Ausgewahite BeispieIe aus der Praxis fiir die Praxis. Von 
Fr. Naumann. (Werkstattbiicher, Heft 70.) Mit 202 Abbildungen im Text. 52 Seiten. 
1939. RM 2.-

Maschinenformerei. Von Professor Dipl.-Ing. U. Lohse. (Werkstattbiicher, 
Heft 66.) Mit 129 Abbildungen im Text. 64 Seiten. 1938. RM 2.-

Formsandaufbereitung und GuBputzerei. Von Professor Dipl.-Ing. 
U. Lohse. (Werkstattbiicher, Heft 68.) Mit 123 Abbildungen im Text. 62 Seiten. 
1938. RM 2.-

Der Modellbau, die Modell- und Schablonenformerei. Von Richard Lower. Mit 
669 Abbildungen im Text. V, 229 Seiten. 1931. Gebunden RM 15.75 

Die Formstoffe der Eisen- und StahlgieBerei. lhr Wesen, ihre Priifung 
und Aufbereitung. Von Carl Irresberger. Mit 241 Textabbildungen. V, 245 Seiten. 
1920. RM 9.-

Praktische Metallkunde. Schmeizen und GieLlen, spanlose Formung, Warme
behandlung. Von Professor Dr.-Ing. G. Sachs, Frankfurt a. M. 

Erster Teil: Schmelzen und GieDen. Mit 323 Textabbildungen und 5 Tafeln. VIII, 
272 Seiten. 1933. Gebunden RM 22.50 

Z wei t e r T e i 1: Spanlose Formung. Mit 275 Textabbildungen. VIII, 238 Seiten. 
1934. Gebunden RM 18.50 

Dr itt e r T e i 1: Wiirmebehandlung. Mit einem Anhang "Magnetische Eigen
schaften" von Reg.-Rat Dr. A.KuLlmann. Mit 217 Textabbildungen. V, 203 Seiten. 
1935. Gebunden RM 17.-

Hilfsbuch fiir die praktische Werkstoffabnahme in der Metall
industrie. Von Dr. phil. E. Damerow und Dipl.-Ing. A. Herr, Berlin. Mit 38 Ab
bildungen und 42 Zahlentafeln. IV, 80 Seiten. 1936. RM 9.60 

Die praktische Werkstoffabnahme in der Metallindustrie. Von Dr. phil. 
E. Damerow, Berlin. Mit 280 Textabbildungen und 9 Tafeln. VI, 207 Seiten. 1935. 

RM 16.50; gebunden RM 18.-

Physik der mechanischen Werkstoffpriifung. Von Dr. phil. Wilhelm 
Spath VDI, Beratender Physiker. Mit 84 Abbildungen im Text. VI, 179 Seiten. 
1938. RM 12.80; gebunden RM 14.60 

Z u b e z ehen durch ede Buchhandlung 



Verlag vo.n Julius Springer in Berlin 

Mehrspindel-Automaten. Von Dr.-Ing. Hans H. Finkelnburg VDI. Mit 217 Abbil-
dungen im Text. VI, 203 Seiten. 1938. RM 18.60; gebunden RM 19.80 

Automaten. Die konstruktive Durchbildung, die Werkzeuge, die Arbeitsweise und 
der Betrieb der selbsttatigen Drehbanke. Ein Lehr- und Nachschlagebuch. Von 
Oberingenieur Ph. Kelle, Berlin. Z wei t e, umgearbeitete und vermehrte Auf
lage. Mit 823 Figuren im Text und auf 11 Tafeln sowie 37 Arbeitsplanen und 
8 Leistungstabellen. XI, 466 Seiten. 1927. Gebundell RM 23.40 

Taschenbuch fiir Schnitt- und Stanzwerkzeuge. Von Dr.-Ing. G.Oehler. 
Z wei t e, verbesserte Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen, Literatur-Nachweisen, 
Konstruktions- und Berechnungsbeispielen. VI, 136 Seiten. H138. Gebunden RM 8.70 

Die moderne Stanzerei. Ein Buch fiir die Praxis mit Aufgaben und Losungen. 
Von Ingenieur Eugen Kaczmarek. D r itt e, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
186 Textabbildungen. VIII,209 Seiten. 1!)29. RM 11.70; gebunden RM 12.96 

Walzfrasen. Des lngenieurs Taschenbuch fiir die Walzfraserei mit Pfauter-Fraser
katalog. Von Hermann Plauter, Chemnitz. Mit 257 Abbildungen, Normenblattern 
und Zahlentafeln. 288 Seiten. 1933. Gebunden RM 5.-

Handbuch der Ziehtechnik. Planung und Ausfiihrung, Werkstoffe, Werk- . 
zeuge und Maschinen. Von Dr.-Ing. Walter Sellin. Mit 371 Textabbildungen. 
XII, 360 Seiten. 1931. Gebunden RM 28.80 

Werkzeuge und Einrichtung der selbsttatigen Drehbanke. Von 
Oberingenieur Ph. Kelle, Berlin. Mit 348 Textabbildungen, 19 Arbeitsplii.nen und 
8 Leistungstabellen. V, 154 Seiten. 1929. RM 13.50; gebunden RM 14.85 

Die Dreherei und ihre Werkzeuge. Handbuch fiir Werkstatt, Biiro und Schule. 
Von Betriebs-Direktor Willy ffippIer. Dr itt e, umgearbeitete und erweiterte Auflage. 

B'rster Teil: Wirtschaftliche Ausnutzung der Drehbank. Mit 136 Abbildungen im 
Text und auf zwei Tafeln. VII, 259 Seiten. 1923. Gebunden RM 12.15 

Rechnen an spanabhebenden Werkzeugmaschinen. Ein Lehr- und 
Handbuch fiir Betriebsingenieure, Betriebsleiter, Werkmeister und vorwartsstrebende 
Facharbeiter del' metallverarbeitenden Industrie. Von Maschineningenieur Franz 
Riegel, Niirnberg. 

E r s t e r Ban d: Rechnerische Grundlagen, Kegeldrehen, Gewindeschneiden, Teilkopf
arbeiten, Hinterdrehen. Mit 144 Textabbildungen, 68 Beispielen, 19 Berechnungs
und 22 Zahlentafeln. VIII, 161 St'iten. 1937. RM 9.60 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 




